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Woord vooraf 
 
Artikel 01.01.01 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen 2010 luidt als volgt: 
Voor zover met deze Standaard niet in strijd behoren hiertoe mede, als waren zij er letterlijk in 
opgenomen, de Nederlandse normen van de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), 
zoals deze zijn vermeld in het ‘Normenoverzicht GWW’ en deze drie maanden voor de dag van 
aanbesteding luiden. Het ‘Normenoverzicht GWW’ wordt periodiek opgesteld en gepubliceerd 
door CROW te Ede. 
 
Onder een Nederlandse norm wordt verstaan een in dit ‘Normenoverzicht GWW’ vermeld 
document, waarbij in de aanduiding van het document de afkorting NEN voorkomt.  
 
In bijlage 1 is een lijst van alle afkortingen van NEN-documenten opgenomen. Alle soorten 
documenten kunnen in principe in het Normenoverzicht voorkomen, maar het gaat uitsluitend 
om documenten die de status van Nederlandse norm hebben, dat wil zeggen documenten 
waarvan de aanduiding begint met NEN: 
 
NEN Nederlandse norm 
NEN-EN Door Nederland aanvaarde Europese norm 
NEN-EN-IEC Door Nederland aanvaarde internationale norm van IEC die Europees is aanvaard 
NEN-EN-ISO Door Nederland aanvaarde internationale norm van ISO die Europees is aanvaard 
NEN-EN-ISO/IEC Door Nederland aanvaarde internationale ISO/IEC-norm die Europees is aanvaard 
NEN-EU Door Nederland aanvaarde norm van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
NEN-HD Door Nederland aanvaard Europees harmonisatiedocument 
NEN-HD-IEC Door Nederland aanvaard Europees harmonisatiedocument dat is gebaseerd op een IEC-norm 
NEN-IEC Door Nederland aanvaarde internationale norm van IEC 
NEN-ISO Door Nederland aanvaarde internationale norm van ISO 
NEN-ISO/IEC Door Nederland aanvaarde internationale ISO/IEC-norm 
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ingedeeld volgens ICS.

Document en taal Titel

NEN-EN 132:1999 en Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Definities van termen en 
pictogrammen

NEN-EN 132:1999 nl Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Definities van termen en 
pictogrammen

NEN-EN 134:1998 en Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Benaming van onderdelen
NEN-EN 134:1998 nl Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Benaming van onderdelen
NEN-EN 135:1999 en Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Lijst van gelijkwaardige termen
NEN-EN 135:1999 nl Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Lijst van gelijkwaardige termen
NEN-EN 165:2005 en;fr;de Oogbescherming - Termen en definities
NEN-EN 374-1:2003 en Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen - 

Deel 1: Terminologie en prestatie-eisen
NEN-EN 1005-1:2001+A1:2008 en Veiligheid van machines - Menselijke fysieke belasting - Deel 1: Termen 

en definities
NEN-EN 1085:2007 en;fr;de Afvalwaterzuivering - Termen en definities
NEN-EN 1540:1998 en;fr;de Werkplekatmosfeer - Termen en definities
NEN-EN 1846-1:2011 en Brandweer- en reddingsvoertuigen - Deel 1: Terminologie en aanduiding

NEN-EN 1868:1997 en;fr;de Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Lijst van 
gelijkwaardige termen

NEN-EN 1868:1997 nl;en;fr;de Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Lijst van 
gelijkwaardige termen

NPR-CEN-ISO/TR 11610:2004 en;fr;de Beschermende kleding - Woordenlijst
NEN-EN 12258-3:2003 en;fr;de Aluminium en aluminiumlegeringen - Termen en definities - Deel 3: 

Schroot
NEN-EN 12258-4:2004 en;fr;de Aluminium en aluminiumlegeringen - Termen en definities - Deel 

4:Restanten van de aluminiumindustrie
NEN-EN 12832:1999 en;fr;de Karakterisering van slib - Gebruik en verwijdering van slib - Woordenlijst

NEN-EN 13193:2000 en Verpakking - Verpakking en milieu - Terminologie
NEN-EN 13237:2003 en;fr;de Plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen - Termen en definities voor 

apparatuur en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen 
waar ontploffingsgevaar kan heersen

NEN-EN 13832-1:2006 en Schoeisel voor de bescherming tegen chemicaliën - Deel 1: Terminologie 
en beproevingsmethoden

NEN-EN 13965-1:2004-12 en;fr;de Karakterisering van afval - Terminologie - Deel 1: Materiaal gerelateerde 
termen en definities

NEN-EN 13965-2:2010 en;de;fr Karakterisering van afval - Terminologie - Deel 2: Management 
gerelateerde termen en definities

NEN-EN 14564:2004 en Tanks voor transport van gevaarlijke materialen - Terminologie
NEN-EN 14799:2007 en;fr;de Luchtfilters voor algemene luchtreiniging - Terminologie
NEN-EN 15144:2007 en;fr;de Winteronderhoudsuitrusting - Terminologie - Termen voor 

winteronderhoud
NEN-EN 15602:2008 en Veiligheid service aanbieders - Terminologie
NEN-IEC 60050-195:1998/A1:2001 en;fr Internationale elektrotechnische woordenlijst - Deel 195: Aarding en 

bescherming tegen elektrische schok

Thematische lijst van Nederlandse normen en normontwerpen en van 

01.040.13 - Milieu en gezondheidsbescherming. Veiligheid (Woordenlijsten)

als zodanig aanvaarde Europese en internationale normen en de ontwerpen daarvoor,  

Voor de betekenis van de gebruikte aanduidingen wordt verwezen naar bijlage 1.
Voor een uitleg over het normalisatie-werk van NEN wordt verwezen naar bijlage 2.
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NEN-IEC 60050-195:1998 en;fr Internationale elektrotechnische woordenlijst - Deel 195: Aarding en 
bescherming tegen elektrische schok

NEN-IEC 60050-821:1998 en;fr Internationale elektrotechnische woordenlijst - Deel 821: Signaal- en 
veiligheidstoestellen voor spoorwegen

NEN-EN-IEC 60695-4:2006 en;fr Brandbaarheidbeproeving - Deel 4: Terminologie op het gebied van 
brandbeproevingen van electrotechnische producten

NEN-ISO 5805:1998 en;fr Mechanische trillingen en schokken - Blootstelling van de mens - 
Woordenlijst

NEN-EN-ISO 10075-1:2000 en Ergonomische principes gerelateerd aan mentale werkbelasting - Deel 1: 
Algemene termen en definities

NEN-ISO 11074:2006 en;fr Bodem - Woordenlijst
NEN-EN-ISO 12100:2010 en Veiligheid van machines - Basisbegrippen voor ontwerp - 

Risicobeoordeling en risicoreductie
NEN-EN-ISO 13731:2002 en;fr Ergonomie van de thermische omgeving - Woordenlijst en symbolen
NEN-EN-ISO 13943:2010 en Brandveiligheid - Woordenlijst
NEN-EN-ISO 14050:2010 en Milieumanagement - Verklarende woordenlijst
NEN-EN-ISO 14644-6:2007 en;fr Schone ruimten en gelijksoortige gecontroleerde omgevingen - Deel 6: 

Woordenlijst
NEN-ISO 16165:2001 en Schepen en maritieme techniek - Milieubescherming van zeewater - 

Terminologie in relatie met acties tegen olieverlies
NEN-EN-ISO 26800:2011 en Ergonomie - Algemene benadering, beginselen en concepten
NEN 5880:2006 nl Afval en afvalverwijdering - Algemene termen en definities
NEN 5884:2008 nl Afval en afvalverwijdering - Termen en definities voor bouw- en 

sloopafval
NEN 6584:1987 nl Regenwater - Termen en definities
NEN 6599:1991 nl Water - Termen en definities
NEN 7360:1997 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 

en afvalstoffen - Termen en definities

NEN-EN 1330-1:1998 nl Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel 1: Lijst van 
algemene termen

NEN-EN 1330-1:1998 en Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel 1: Lijst van 
algemene termen

NEN-EN 1330-2:1998 nl Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel 2: Termen die 
voor niet-destructieve onderzoeksmethoden worden toegepast

NEN-EN 1330-2:1998 en;de;fr Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel 2: Termen die 
voor niet-destructieve onderzoeksmethoden worden toegepast

NEN-EN 1330-3:1997 nl Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel 3: Termen 
gebruikt bij industrieel radiografisch onderzoek

NEN-EN 1330-3:1997 en;fr;de Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel 3: Termen 
gebruikt bij industrieel radiografisch onderzoek

NEN-EN 1330-4:2010 en;fr;de Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel 4: Termen 
gebruikt bij ultrasoon onderzoek

NEN-EN 1330-7:2005 en;fr;de Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel 7: Termen 
gebruikt bij magnetisch onderzoek

NEN-EN 1330-8:1998 en;fr;de Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel 8: Termen 
gebruikt bij de beproeving op lekdichtheid

NEN-EN 1330-8:1998 nl Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel 8: Termen 
gebruikt bij de beproeving op lekdichtheid

NEN-EN 1330-9:2009 fr;en;de Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel 9: Termen 
gebruikt bij onderzoek met akoestische emissie

NEN-EN 1330-10:2003 en;fr;de Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel 10: Termen 
gebruikt bij de visuele beproeving

NEN-EN 1330-11:2007 en;fr;de Niet-destructief onderzoek - Terminologie - Deel 11: Termen gebruikt bij 
röntgen diffractie van polykristallijn en amorf materiaal

01.040.19 - Beproeving (Woordenlijsten)
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NEN-EN 12519:2004 en;fr;de Ramen en deuren - Terminologie
NEN-EN 14096-1:2003 en Niet-destructief onderzoek - Kwalificatie van radiografische film 

digitalisatiesystemen - Deel 1: Definities, kwantitatieve meting van 
beeldkwaliteit parameters, standaard referentie film en kwaliteitscontrole

NEN-EN-IEC 60068-5-2:2000 en;fr Klimatologische en mechanische beproevingsmethoden voor 
elektrotechnische producten - Deel 5-2: Richtlijn voor het opstellen van 
beproevingsmethoden - Termen en definities

NEN-EN-ISO 12706:2010 en;fr;de Niet-destructief onderzoek - Woordenlijst van termen gebruikt bij 
penetrantonderzoek

NEN-EN-ISO 12718:2008 en;fr;de Niet-destructief onderzoek - Wervelstroombeproeving - Woordenlijst

NEN-EN 1907:2005 en Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer - Terminologie

NEN-EN 13232-1:2003 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Wissels en kruisingen - Deel 1: 
Definities

NEN-EN 14478:2005 en;fr;de Railverkeer - Remmen - Algemene woordenlijst
NEN-EN 15663:2009/C1:2010 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Rollend materieel - Definitie

NEN-EN 15663:2009 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Rollend materieel - Definitie

NPR-CLC/TS 50459-5:2005 en Spoorwegen en soorgelijk geleid vervoer - Telecommunicatie,seinwezen 
en gegevensverwerking - Europees treinbeveiligingssysteem (ERTMS) - 
Bestuurder-machine interface - Deel 5: Symbolen

NEN-IEC 60050-821:1998 en;fr Internationale elektrotechnische woordenlijst - Deel 821: Signaal- en 
veiligheidstoestellen voor spoorwegen

NEN-EN 309:2005 en Spaanplaat - Definitie en classificatie
NEN-EN 313-2:1999 en;fr;de Triplex - Classificatie en terminologie - Deel 2: Termen en definities
NEN-EN 633:1994 en Cement-gebonden spaanplaat - Definitie en classificatie
NEN-EN 633:1994 nl Cement-gebonden spaanplaat - Definitie en classificatie
NEN-EN 844-1:1995 en Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 1: Algemene 

termen voor rondhout en gezaagd hout
NEN-EN 844-1:1998 nl Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 1: Algemene 

termen voor rondhout en gezaagd hout
NEN-EN 844-2:1997 nl;en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 2: Algemene 

termen voor rondhout
NEN-EN 844-2:1997 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 2: Algemene 

termen voor rondhout
NEN-EN 844-3:1998 nl Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 3: Algemene 

termen voor gezaagd hout
NEN-EN 844-3:1995 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 3: Algemene 

termen voor gezaagd hout
NEN-EN 844-4:1997 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 4: Termen 

betreffende het vochtgehalte
NEN-EN 844-4:1997 nl;en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 4: Termen 

betreffende het vochtgehalte
NEN-EN 844-5:1997 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 5: Termen 

betreffende de afmetingen van rondhout
NEN-EN 844-5:1997 nl;en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 5: Termen 

betreffende de afmetingen van rondhout
NEN-EN 844-6:1997 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 6: Termen 

betreffende de afmetingen van gezaagd hout

01.040.79 - Houttechnologie (Woordenlijsten)

01.040.45 - Spoorwegen (Woordenlijsten)
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NEN-EN 844-6:1997 nl Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 6: Termen 
betreffende de afmetingen van gezaagd hout

NEN-EN 844-7:1997 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 7: Termen voor 
de anatomische opbouw van hout

NEN-EN 844-7:1997 nl;en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 7: Termen voor 
de anatomische opbouw van hout

NEN-EN 844-8:1997 nl;en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 8: Termen voor 
de onvolkomenheden in rondhout

NEN-EN 844-8:1997 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 8: Termen voor 
de onvolkomenheden in rondhout

NEN-EN 844-9:1997 nl Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 9: Termen voor 
de onvolkomenheden in gezaagd hout

NEN-EN 844-9:1997 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 9: Termen voor 
de onvolkomenheden in gezaagd hout

NEN-EN 844-10:1998 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 10: Termen voor 
verkleuring en aantasting door schimmels

NEN-EN 844-10:1998 nl;en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 10: Termen voor 
verkleuring en aantasting door schimmels

NEN-EN 844-11:1998 nl;en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 11: Termen voor 
aantasting door insecten

NEN-EN 844-11:1998 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 11: Termen voor 
aantasting door insecten

NEN-EN 844-12:2001 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 12: Aanvullende 
termen en algemene index

NEN-EN 844-12:2001 nl;en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 12: Aanvullende 
termen en algemene index

NEN-EN 1001-1:2005 en;fr;de Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - Terminologie - 
Deel 1: Lijst van equivalente termen

NEN-EN 1001-2:2005 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - Terminologie - 
Deel 2: Woordenlijst

NEN-EN 13556:2003 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Benamingen van houtsoorten die worden 
gebruikt in Europa

NEN-EN 13756:2003 en;fr;de Houten vloeren - Terminologie
NEN-EN 13986:2004 en Houtachtige plaatmaterialen voor gebruik in de bouw - Eigenschappen, 

conformiteitsbeoordeling en merken
NEN-EN 14076:2004 en;fr;de Houten trappen - Terminologie
NEN-EN 14076:2004 nl;en;fr;de Houten trappen - Terminologie
NPR-CEN/TS 15679:2008 en Thermisch gemodificeerd hout - Definities en eigenschappen €€ € €
NEN-ISO 2074:2007 en;fr Triplex - Woordenlijst

NEN-EN 235:2002 en Wandbekleding - Verklarende woordenlijst en symbolen
NEN-EN 303-1:1999/A1:2003 en Centrale verwarmingsketels - Deel 1: Centrale verwarmingsketels met 

ventilator branders - Definities, algemene eisen, beproeving en merking

NEN-EN 303-1:1999 en Centrale-verwarmingsketels - Deel 1: Centrale-verwarmingsketels met 
ventilatorbranders - Definities, algemene eisen, beproeving en merken

NEN-EN 303-4:1999 en Centrale-verwarmingsketels - Deel 4: Centrale-verwarmingsketels met 
ventilatorbranders - Speciale eisen voor ketels met een ventilatorbrander 
op olie met een vermogen tot 70 kW en een maximale bedrijfsdruk van 3 
bar - Termen en definities, bijzondere eisen, beproeving en merken

01.040.91 - Bouw en bouwmaterialen (Woordenlijsten)
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NEN-EN 303-5:1999 en Centrale-verwarmingsketels - Deel 5: Centrale-verwarmingsketels voor 
vaste brandstoffen, met de hand of automatisch gestookt, nominale 
belasting tot 300 kW - Termen en definities, eisen, beproeving en merken

NEN-EN 459-1:2010 en Bouwkalk - Deel 1: Definities, specificaties en conformiteitscriteria
NEN-EN 520:2004+A1:2009 en Gipsplaten - Definities, eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 607:2004 en PVC dakgoten en toebehoren van ongeplastificeerd PVC (PVC-U) - 

Definities, eisen en beproeving
NEN-EN 932-6:1999 en Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen van 

toeslagmaterialen - Deel 6: Definities van herhaalbaarheid en 
reproduceerbaarheid

NEN-EN 934-2:2009 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel 2: Hulpstoffen 
voor beton - Definities, eisen, conformiteit, markering en aanduiding

NEN-EN 934-3:2009 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel 3: Hulpstoffen 
voor mortel voor metselwerk - Definities, eisen,  conformiteit en 
markering en aanduidingen

NEN-EN 1264-1:2011 en Watergevulde vloer-, wand- en plafondsystemen voor verwarming en 
koeling - Deel 1: Definities en symbolen

NEN-EN 1304:2005/C11:2007 nl Keramische dakpannen en hulpstukken - Definities en productspecificaties

NEN-EN 1304:2005 en Keramische dakpannen en hulpstukken - Definities en productspecificaties

NEN-EN 1304:2005 nl Keramische dakpannen en hulpstukken - Definities en productspecificaties

NEN-EN 1504-1:2005 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Definities, eisen, kwaliteitsborging en 
conformiteitsbeoordeling - Deel 1: Definities

NEN-EN 1504-2:2004 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Definities, eisen, kwaliteitsbeheersing en 
conformiteitsbeoordeling - Deel 2: Oppervlaktebeschermingssystemen 
voor beton

NEN-EN 1504-3:2005 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Definities, eisen, kwaliteitsborging en 
conformiteitsbeoordeling - Deel 3: Constructieve en niet-constructieve 
reparatie

NEN-EN 1504-9:2008 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Definities, eisen, kwaliteitsborging en 
conformiteitsbeoordeling - Deel 9: Algemene principes voor het gebruik 
van de producten en systemen

NEN-EN 1504-10:2004 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Definities - Eisen - Kwaliteitsbeheersing en 
conformiteitsbeoordeling - Deel 10: Gebruik van producten en systemen 
op de bouwplaats en kwaliteitsbeheersing van het werk

NEN-EN 1504-10:2004/C1:2006 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Definities - Eisen - Kwaliteitsbeheersing en 
conformiteitsbeoordeling - Deel 10: Gebruik van producten en systemen 
op de bouwplaats en kwaliteitsbeheersing van het werk

NEN-EN 1555-1:2010 en Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Polyetheen (PE) - Deel 1: 
Algemeen

NEN-ISO 6927:1992 en Bouwconstructies - Afdichtingsprodukten. Voegkit - Termen en definities

NVN 12056:2008 nl Binnenriolering - Verkenning van de Europese normen EN 12056-1, -2, -
3, -4 en -5 versus de Nederlandse norm NEN 3215

NEN-EN 12056-1:2000 en Binnenriolering onder vrij verval - Deel 1: Algemene en uitvoeringseisen
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NEN-EN 12216:2002 en;fr;de Aan de binnenzijde en buitenzijde geplaatste zonneschermen - 
Terminologie, verklaarbare woordenlijst en definities

NEN-EN 12433-1:1999 en;fr;de Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Termen en definities - 
Deel 1: Soorten deuren

NEN-EN 12433-2:1999 en;fr;de Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Termen en definities - 
Deel 2: Onderdelen van deuren

NEN-EN 12440:2008 en Natuursteen - Benamingscriteria
NEN-EN 12665:2002 en Licht en verlichting - Basistermen en -criteria voor het vastleggen van 

eisen aan de verlichting
NEN-EN 12670:2002 en Natuursteen - Terminologie
NEN-EN 12792:2003 en Ventilatie van gebouwen - Symbolen, terminologie en grafische symbolen

NEN-EN 13119:2007 en;fr;de Vliesgevels - Terminologie
NEN-EN 13279-1:2008 en Gipsbindmiddelen en gipsmortel - Deel 1: Definities en eisen
NEN-EN 13318:2000 nl;en;fr;de Vloermortel en dekvloeren - Definities
NEN-EN 13318:2000 en;fr;de Vloermortel en dekvloeren - Definities
NEN-EN 13454-1:2004 en Bindmiddelen, samengestelde bindmiddelen en fabrieksmatig 

vervaardigde mengsels voor dekvloeren gebaseerd op calciumsulfaat - 
Deel 1: Definities en eisen

NEN-EN 13707:2004+A2:2009 en Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen 
voor waterafdichtingen - Definities en eigenschappen

NEN-EN 13859-1:2010 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Definities en eigenschappen 
voor onderlagen - Deel 1: Onderlagen voor schubvormig gelegde 
dakbedekkingen

NEN-EN 13859-2:2010 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Definities en eigenschappen van 
folies - Deel 2: Folies voor toepassing achter gevelbekleding

NEN-EN 13888:2009 en Mortel voor keramische tegels - Eisen, conformiteitsbeoordeling, 
classificatie en aanduiding

NEN-EN 13956:2005/C1:2006 en Flexibele banen voor waterafdichting - Kunststof en rubber banen voor 
waterafdichtingen voor daken - Definities en eigenschappen

NEN-EN 13956:2005 en Flexibele banen voor waterafdichting - Kunststof en rubber banen voor 
waterafdichtingen voor daken - Definities en eigenschappen

NEN-EN 13967:2005 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en rubber banen tegen 
optrekkend vocht inclusief kunststof en rubber banen voor kelder en 
fundatie afdichtingen - Definities en eigenschappen

NEN-EN 13967:2005/A1:2006 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en rubber banen tegen 
optrekkend vocht inclusief kunststof en rubber banen voor kelder en 
fundatie afdichtingen - Definities en eigenschappen

NEN-EN 13969:2004/A1:2007 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen banen tegen optrekkend 
vocht inclusief bitumen banen voor kelder en fundatie afdichtingen - 
Definities en eigenschappen

NEN-EN 13969:2004 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen banen tegen optrekkend 
vocht inclusief bitumen banen voor kelder en fundatie afdichtingen - 
Definities en eigenschappen

NEN-EN 13970:2004 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Dampremmende lagen van 
bitumen - Definities en eigenschappen

NEN-EN 13970:2004/A1:2006 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Dampremmende lagen van 
bitumen - Definities en eigenschappen

NEN-EN 13984:2004/A1:2006 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en rubber 
dampremmende lagen - Definities en eigenschappen

NEN-EN 13984:2004 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en rubber 
dampremmende lagen - Definities en eigenschappen

NEN-EN 13986:2004 en Houtachtige plaatmaterialen voor gebruik in de bouw - Eigenschappen, 
conformiteitsbeoordeling en merken
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NEN-EN 14016-1:2004 en Bindmiddelen voor magnesietvloeren - Magnesiumoxide en 
magnesiumchloride - Deel 1: Definities en eisen

NEN-EN 14037-1:2003 en Aan het plafond gemonteerde stralingspanelen met een 
toevoertemperatuur van het water van minder dan 120 °C - Deel 1: 
Technische specificaties en eisen

NEN-EN 14190:2005 en Gipsplaten die verdere bewerking hebben ondergaan - Definities, eisen en 
beproevingsmethoden

NEN-EN 14394:2005+A1:2008 en Centrale-verwarmingsketels - Centrale-verwarmingsketels met 
ventilatorbranders - Nominale belasting tot 10 MW bij temperaturen van 
110 °C

NEN-EN 14487-1:2005 en Spuitbeton - Deel 1: Definities, eisen en conformiteit
NEN-EN 14618:2009 en Steen van agglomeraat - Terminologie en classificatie
NEN-EN 14909:2006 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en rubber banen voor 

vochtwerende lagen - Definities en eigenschappen
NEN-EN 15167-1:2006 en Gemalen gegranuleerde hoogovenslak voor gebruik in beton, mortel en 

injectiemortel - Deel 1: Definities, specificaties en conformiteitscriteria

NEN-EN 15221-1:2006 nl;en Facility Management - Deel 1: Termen en definities
NEN-EN 15221-1:2006 en Facility Management - Deel 1: Termen en definities
NEN-EN 15283-1:2008+A1:2009 en Met vezel versterkte gipsplaten - Definities, eisen en 

beproevingsmethoden - Deel 1: Met matten versterkte gipsplaten
NEN-EN 15283-2:2008+A1:2009 en Met vezel versterkte gipsplaten - Definities, eisen en 

beproevingsmethoden Deel 2: Met vezel versterkte gipsplaten
NPR-CEN/TS 15379:2007 en Building management - Terminology and scope of services
NEN-EN 15900:2010 en Energie-efficiëntie van diensten - Definities en essentiële eisen
CEN/TR 16239:2011 en Installatieregels voor vezel (gips) pleisterwerk
NEN 10050-845:1988 en;fr;de;ru Internationale elektrotechnische woordenlijst - Hoofdstuk 845: Verlichting

NEN-ISO 6707-1:2004 en Bouwkunde en civiele techniek - Woordenlijst - Deel 1: Algemene termen

NEN-EN-ISO 9288:1996 en Thermische isolatie - Warmteoverdracht door straling - Symbolen voor 
fysische grootheden en definities

NEN-EN-ISO 9288:1996 nl Thermische isolatie - Warmteoverdracht door straling - Symbolen voor 
fysische grootheden en definities

NEN-ISO 11375:1998 en Machines en apparatuur voor de bouw - Termen en definities
NEN-ISO 11886:2002 en Machines en apparatuur voor de bouw - Hei- en lichtingsapparatuur - 

Woordenlijst en commerciële specificatie
NEN-ISO 11886:2002/C1:2006 en Machines en apparatuur voor de bouw - Hei- en lichtingsapparatuur - 

Woordenlijst en commerciële specificaties
NEN-ISO 15688:2003 en Wegenbouw en onderhoudsapparatuur - Bodemstabilisatoren - 

Terminologie en commerciële specificaties
NEN-ISO 15689:2003 en Wegenbouw en het gebruik van apparatuur - Poederverdelers - 

Terminologie en commerciële specificatie
NEN-ISO 16039:2004 en Wegenbouw en -onderhoudsapparatuur - Antislip klinkers - Woordenlijst 

en commerciële specificaties
NEN-ISO 16818:2008 en Milieubewust ontwerpen van gebouwen - Energie-efficiëntie - 

Terminologie
NEN-ISO 18650-1:2004 en Machines en apparatuur voor de bouw - Betonmengers - Deel 1: 

Woordenlijst en algemene specificaties
NEN 2580:2007/C1:2008 nl Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en 

bepalingsmethoden
NEN 2580:2007 nl Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en 

bepalingsmethoden
NEN 2631:1979 nl Investeringskosten van gebouwen - Begripsomschrijvingen en indeling
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NEN 2632:1980 nl Exploitatiekosten van gebouwen - Begripsomschrijvingen en indeling
NEN 2660:1996/C2:1997 nl Ordeningsregels voor gegevens in de bouw - Termen, definities en 

algemene regels
NEN 2660:1996 nl Ordeningsregels voor gegevens in de bouw - Termen, definities en 

algemene regels
NEN 2745:2007 nl Termen voor facilitaire voorzieningen toegespitst op de gezondheidszorg - 

Rubricering en definiëring
NEN 2881:1990 nl Maattoleranties voor de bouw - Begripsomschrijvingen en algemene regels

NEN 2891:1990 nl Gevelelementen - Termen, definities en regels voor de bepaling van de 
modulaire plaats en maten

NEN 3411:1990 nl Voegen - Termen en definities
NEN 3509-1:2008 nl Vaste trappen in gebouwen - Deel 1: Algemeen
NEN 3509-2:2008 nl Vaste trappen in gebouwen - Deel 2: Woningen en woongebouwen
NEN 5500:1973 nl Benamingen van schroeven en schroefeinden
NEN 5501:1973 nl Benamingen van schroefbouten
NEN 5502:1960 nl Benaming van moeren
NEN 5884:2008 nl Afval en afvalverwijdering - Termen en definities voor bouw- en 

sloopafval
NEN 6000:1986 nl Modulaire coördinatie voor gebouwen - Begripsomschrijvingen, algemene 

bepalingen en regels voor plannen
NEN 6000:1986/C1:1986 nl Modulaire coördinatie voor gebouwen - Begripsomschrijvingen, algemene 

bepalingen en regels voor plannen
NTA 8101:2005 nl Termen voor facilitaire voorzieningen toegespitst op het onderwijs - 

Definiëring en rubricering

NEN-EN 1317-1:1998 en Afschermende constructies voor wegen - Deel 1: Terminologie en 
algemene criteria voor beproevingsmethoden

NEN-EN 1317-1:2011 en Afschermende constructies voor wegen - Deel 1: Terminologie en 
algemene criteria voor beproevingsmethoden

NEN-EN 13481-1:2002 en Railverkeer - Bovenbouw - Prestatie-eisen voor bevestigingssystemen - 
Deel 1: Definities

NEN-EN 13481-1:2002/A1:2006 en Railtoepassing - Spoor - Prestatie-eisen voor bevestigingssystemen - Deel 
1: Definities

NEN-EN 14227-2:2004 en Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 2: Slakgebonden 
mengsels

NEN-ISO 6707-1:2004 en Bouwkunde en civiele techniek - Woordenlijst - Deel 1: Algemene termen

NEN-ISO 13473-2:2002 en Karakterisering van de oppervlaktetextuur van wegdekken met behulp van 
textuurprofielen - Deel 2: Terminologie en basiseisen voor de analyse van 
textuurprofielen van wegdekken

NEN-ISO 15642:2003 en Wegenbouw en onderhoudsapparatuur - Asfaltmenginstallaties - 
Terminologie en commerciële specificaties

NEN-ISO 15878:2008 en Wegenbouw en onderhoudsmaterieel - Asfalt straatstenen - Terminologie 
en zakelijke specificaties

NEN 3300:1996 nl Buitenriolering - Termen en definities
NEN 3610:2005 nl Basismodel Geo-informatie - Termen, definities, relaties en algemene 

regels voor de uitwisseling van informatie over aan het aardoppervlak 
gerelateerde ruimtelijke objecten

NEN-EN 764-2:2002 en Drukapparatuur - Deel 2: Hoeveelheden, symbolen en eenheden
NEN-EN 764-2:2002 nl Drukapparatuur - Deel 2: Grootheden, symbolen en eenheden
NEN-EN 764-4:2002 nl Drukapparatuur - Deel 4: Vaststelling van technische 

leveringsvoorwaarden voor metallische materialen

01.040.93 - Civiele techniek (Woordenlijsten)

01.060 - Grootheden en eenheden
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NEN-EN 764-4:2002 en Drukapparatuur - Deel 4: Vaststelling van technische 
leveringsvoorwaarden voor metallische materialen

NEN-EN 12723:2000 en Vloeistofpompen - Algemene termen voor pompen en installaties - 
Definities, grootheden, symbolen en eenheden

NPR-CEN/TR 13233:2007 en Technische keramiek - Notaties en symbolen
NPR-CEN/TR 13233:2007/C1:2007 en Technische keramiek - Notaties en symbolen
NEN-EN-IEC 80000-14:2009 en Grootheden en eenheden - Deel 14: Telebiometrie gerelateerd aan 

menselijke fysiologie
NEN-EN-IEC 60027-1:2006/A2:2007 en;fr Lettersymbolen voor de elektrotechniek - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-IEC 60027-1:2006 en;fr Lettersymbolen voor de elektrotechniek - Deel 1: Algemeen
NEN-EN-IEC 60027-2:2007 en;fr Lettersymbolen voor de elektrotechniek - Deel 1: Telecommunicatie en 

elektronica
NEN-EN-IEC 60027-3:2007 en;fr Lettersymbolen voor de elektrotechniek - Deel 3: Logaritmische en 

gerelateerde grootheden en hun eenheden
NEN-EN-IEC 60027-4:2007 en;fr Lettersymbolen voor de elektrotechniek - Deel 4: Roterende elektrische 

machines
NEN-EN-IEC 60027-6:2007 en;fr Lettersymbolen voor de elektrotechniek - Deel 3: Controle technologie

NEN-EN-IEC 60027-7:2010 en Lettersymbolen voor de elektrotechniek - Deel 7: Stroomopwekking, -
transport en -distributie

NEN-IEC 60050-112:2010 en;fr Internationale elektrotechnische woordenlijst - Deel 112: Grootheden en 
eenheden

NEN-EN-IEC 62419:2009 en Regeltechniek - Regels voor het aanduiden van meetinstrumenten
NEN-EN-IEC 62428:2008 en Electric power engineering - Modal components in three-phase a.c. 

systems - Quantities and transformations
NEN-ISO 7345:1988/C1:1996 nl Thermische isolatie - Fysische grootheden, definities en symbolen
NEN-ISO 7345:1988 nl Thermische isolatie - Fysische grootheden, definities en symbolen
NEN-EN-ISO 9288:1996 nl Thermische isolatie - Warmteoverdracht door straling - Symbolen voor 

fysische grootheden en definities
NEN-EN-ISO 9288:1996 en Thermische isolatie - Warmteoverdracht door straling - Symbolen voor 

fysische grootheden en definities
NEN-EN-ISO 9346:2007 en Hygrothermische prestatie van gebouwen en bouwmaterialen - Fysische 

grootheden voor massa transport - Termen, definities en symbolen

NEN-EN-ISO 13731:2002 en;fr Ergonomie van de thermische omgeving - Woordenlijst en symbolen
NEN-ISO 80000-1:2009 en Grootheden en eenheden - Deel 1: Algemeen
NEN-ISO 80000-2:2009 en Grootheden en eenheden - Deel 2: Wiskundige tekens en symbolen voor 

gebruik in de natuurwetenschappen en technologie
NEN-ISO 80000-3:2006 en Grootheden en eenheden - Deel 3: Ruimte en tijd
NEN-ISO 80000-4:2006 en Grootheden en eenheden - Deel 4: Mechanica
NEN-ISO 80000-5:2007 en Grootheden en eenheden - Deel 5: Thermodynamica
NEN-ISO 80000-7:2009 en Grootheden en eenheden - Deel 7: Licht
NEN-EN-ISO 80000-8:2007 en Grootheden en eenheden - Deel 8: Akoestiek
NEN-ISO 80000-9:2009 en Grootheden en eenheden - Deel 9: Fysische chemie en moleculaire fysica

NEN-ISO 80000-9:2009/A1:2011 en Grootheden en eenheden - Deel 9: Fysische chemie en moleculaire fysica

NEN-ISO 80000-10:2009 en Grootheden en eenheden - Deel 10: Atomaire- en kernfysica
NEN-ISO 80000-11:2009 en Grootheden en eenheden - Deel 11: Karakteristieke getallen
NEN-ISO 80000-12:2009 en Grootheden en eenheden - Deel 12: Vaste fysische toestand
NEN 999:1977 nl Het Internationale Stelsel van Eenheden (SI)
NEN 3049:1978 nl Herleiding van eenheden tot SI-eenheden
NEN 3698:1977 nl Grootheden in de bouw - Lengte, oppervlakte en inhoud
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NEN 6701:2005 nl Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Namen en 
symbolen voor grootheden

NEN-EN 15016-1:2004 en Technische tekeningen - Railtoepassingen - Deel 1: Algemene principes

NEN-EN 15016-2:2004/C1:2007 en Technische tekeningen - Railtoepassingen - Deel 2: Onderdelenlijsten
NEN-EN 15016-2:2004 en Technische tekeningen - Railtoepassingen - Deel 2: Onderdelenlijsten
NEN-EN 15016-3:2004 en Technische tekeningen - Railtoepassingen - Deel 3: Werkwijze bij 

wijziging van technische documenten
NEN-ISO 128-1:2003 nl Technische tekeningen - Algemene principes voor de weergave - Deel 1: 

Inleiding en trefwoordenregister
NEN-ISO 128-1:2003 en Technische tekeningen - Algemene principes voor de weergave - Deel 1: 

Inleiding en trefwoordenregister
NEN-EN-ISO 128-20:2001 en Technische tekeningen - Algemene principes voor de weergave - Deel 20: 

Basisafspraken over lijnen
NEN-EN-ISO 128-21:2001 en Technische tekeningen - Algemene principes voor de weergave - Deel 21: 

Het tekenen van lijnen door CAD-systemen
NEN-ISO 128-22:1999 nl Technische tekeningen - Algemene principes voor de weergave - Deel 22: 

Basisafspraken en toepassing van aanhaallijnen en verwijzingslijnen

NEN-ISO 128-22:1999 en Technische tekeningen - Algemene principes voor de weergave - Deel 22: 
Basisafspraken en toepassing van aanhaallijnen en verwijzingslijnen

NEN-ISO 128-30:2001 en Technische tekeningen - Algemene principes voor de weergave - Deel 30: 
Basisafspraken voor aanzichten

NEN-ISO 128-30:2001 nl Technische tekeningen - Algemene principes voor de weergave - Deel 30: 
Basisafspraken voor aanzichten

NEN-ISO 128-40:2001 en Technische tekeningen - Algemene principes voor de weergave - Deel 40: 
Basisafspraken voor doorsneden

NEN-ISO 128-40:2001 nl Technische tekeningen - Algemene principes voor de weergave - Deel 40: 
Basisafspraken voor doorsneden

NEN-ISO 128-50:2001 en Technische tekeningen - Algemene principes voor de weergave - Deel 50: 
Basisafspraken voor de weergave van vlakken op doorsneden

NEN-ISO 128-50:2001 nl Technische tekeningen - Algemene principes voor de weergave - Deel 50: 
Basisafspraken voor de weergave van vlakken op doorsneden

NEN-ISO 129-1:2004 en Technische tekeningen - Inschrijving van maten en toleranties - Deel 1: 
Algemene principes

NEN-ISO 129-1:2004 nl Technische tekeningen - Inschrijving van maten en toleranties - Deel 1: 
Algemene principes

NEN-ISO 2553:1994 nl Las- en soldeerverbindingen - Symbolische weergave op tekeningen
NEN-EN-ISO 3098-0:1998 nl Technische productdocumentatie - Schrift - Deel 0: Algemene eisen
NEN-EN-ISO 3098-2:2000 en Technische productdocumentatie - Schrift - Deel 2: Latijns alfabet, cijfers 

en tekens
NEN-EN-ISO 3098-3:2000 en Technische productdocumentatie - Schrift - Deel 3: Griekse alfabet
NEN-EN-ISO 3098-4:2000 en Technische productdocumentatie - Schrift - Deel 4: Diakrieten en speciale 

tekens voor het Latijnse alfabet
NEN-EN-ISO 3098-5:1998 en Technische productdocumentatie - Schrift - Deel 5: Computerondersteund 

schrift van het Latijnse alfabet, cijfers en tekens

NEN-EN-ISO 3098-6:2000 en Technische productdocumentatie - Schrift - Deel 6: Cyrillisch alfabet
NEN-ISO 3272-1:2003 en Het op microfilm zetten van technische tekeningen en andere 

tekenkamerdocumenten - Deel 1: Uitvoeringsprocedures

01.100.01 - Technische tekeningen, algemeen
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NEN-ISO 3272-1:2003/C1:2009 en Het op microfilm zetten van technische tekeningen en andere 
tekenkamerdocumenten - Deel 1: Uitvoereningsprocedures

NEN-ISO 3272-3:2002 en Het op microfilm zetten van technische tekeningen en andere 
tekenkamerdocumenten - Deel 3: Vensterponskaart voor 35 mm microfilm

NEN-ISO 3272-6:2000 en Microfilmtechniek van technische tekeningen en andere 
tekenkantoordocumenten - Deel 6: Kwaliteitseisen en controle van 
systemen voor vergrotingen van 35 mm microfilm

NEN-ISO 5455:1990/C1:1996 nl Technische tekeningen - Schalen
NEN-ISO 5455:1990 nl Technische tekeningen - Schalen
NEN-ISO 5456-1:1997 nl Technisch tekenen - Projectiemethoden - Deel 1: Overzicht
NEN-EN-ISO 5456-1:1999 en Technisch tekenen - Projectiemethoden - Deel 1: Overzicht
NEN-EN-ISO 5456-2:1999 en Technisch tekenen - Projectiemethoden - Deel 2: Orthografische 

afbeeldingen
NEN-ISO 5456-2:1997 nl Technisch tekenen - Projectiemethoden - Deel 2: Orthografische 

afbeeldingen
NEN-EN-ISO 5456-3:1999 en Technisch tekenen - Projectiemethoden - Deel 3: Axonometrische 

afbeeldingen
NEN-ISO 5456-3:1997 nl Technisch tekenen - Projectiemethoden - Deel 3: Axonometrische 

afbeeldingen
NEN-EN-ISO 5456-4:2001 en Technische tekeningen - Projectiemethoden - Deel 4: Centrale projectie

NEN-EN-ISO 5457:1999 nl Technische productdocumentatie - Formaten en inrichting van 
tekenbladen

NEN-EN-ISO 5457:1999 en Technische productdocumentatie - Formaten en inrichting van 
tekenbladen

NEN-EN-ISO 5457:1999/A1:2010 en Technische productdocumentatie - Formaten en inrichting van 
tekenbladen

NEN-EN-ISO 5457:1999/A1:2010 nl Technische productdocumentatie - Formaten en inrichting van 
tekenbladen

NEN-ISO 6428:1992 nl Technische tekeningen - Eisen voor microverfilming
NEN-EN-ISO 6428:1999 en Technische tekeningen - Eisen voor microverfilming
NEN-EN-ISO 6433:1995 nl Technische tekeningen - Stuknummers
NEN-EN-ISO 7200:2004 nl Technische productdocumentatie - Gegevensvelden in titelblokken
NEN-EN-ISO 7200:2004 en Technische productdocumentatie - Gegevensvelden in titelblokken
NEN-EN-ISO 10209-2:1996 nl Technische productdocumentatie - Woordenlijst - Deel 2: Termen voor 

projectiemethoden
NPR-ISO/TR 23605:2010 en Technische product specificatie (TPS) - Toepassingsrichtlijnen - 

Internationaal model voor de nationale tenuitvoerlegging
NEN 379:2003 nl Technische productdocumentatie - Vouwen en inhechten van tekenbladen

NPR 2730:1994 nl Toepassing van normen voor geometrische toleranties in de praktijk
NEN 3526:1983 nl Microfilmtechniek - Microverfilmen van technische tekeningen

NEN-ISO 128-23:1999 nl Technische tekeningen - Algemene principes voor de weergave - Deel 23: 
Lijnen op constructietekeningen

NEN-ISO 128-23:1999 en Technische tekeningen - Algemene principes voor de weergave - Deel 23: 
Lijnen op constructietekeningen

NEN-EN-ISO 3766:2004 en Bouwkundige tekeningen - Vereenvoudigde tekenwijze van 
betonwapening

NEN-EN-ISO 3766:2004/C11:2004 en Bouwkundige tekeningen - Vereenvoudigde tekenwijze van 
betonwapening

NEN-EN-ISO 4066:1999 nl Bouwkundige tekeningen - Buigstaten
NEN-EN-ISO 4157-1:1999 en Bouwkundige tekeningen - Aanduidingssystemen - Deel 1: Gebouwen en 

delen van gebouwen

01.100.30 - Bouwkundige tekeningen
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NEN-EN-ISO 4157-1:1999 nl Bouwkundige tekeningen - Aanduidingssystemen - Deel 1: Gebouwen en 
delen van gebouwen

NEN-EN-ISO 4157-2:1999 en Bouwkundige tekeningen - Aanduidingssystemen - Deel 2: Ruimtenamen 
en -nummers

NEN-EN-ISO 4157-2:1999 nl Bouwkundige tekeningen - Aanduidingssystemen - Deel 2: Ruimtenamen 
en -nummers

NEN-EN-ISO 4157-3:1999 en Bouwkundige tekeningen - Aanduidingssystemen - Deel 3: Ruimte-
identificatoren

NEN-EN-ISO 4157-3:1999 nl Bouwkundige tekeningen - Aanduidingssystemen - Deel 3: Ruimte-
identificatoren

NEN-EN-ISO 4172:1997 en Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen - Tekeningen voor de 
montage van geprefabriceerde delen

NEN-EN-ISO 4172:1997 nl Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen - Tekeningen voor de 
montage van geprefabriceerde delen

NEN-EN-ISO 5261:1999 en Technische tekeningen - Vereenvoudigde weergaven van staven en 
profielen

NEN-ISO 5261:1996 nl Technische tekeningen - Vereenvoudigde weergaven van staven en 
profielen

NEN-EN-ISO 6284:2000 en Tekeningen in de bouw - Aanduiding van grensmaatafwijkingen
NEN-EN-ISO 6284:2000 nl Tekeningen in de bouw - Aanduiding van grensmaatafwijkingen
NEN-EN-ISO 7437:1996 nl Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen - Algemene regels voor 

de uitvoering van productietekeningen voor geprefabriceerde dragende 
delen

NEN-EN-ISO 7437:1996 en Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen - Algemene regels voor 
de uitvoering van productietekeningen voor geprefabriceerde dragende 
delen

NEN-EN-ISO 7518:1999 en Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen - Vereenvoudigde 
weergave van sloop en herbouw

NEN-EN-ISO 7518:1999 nl Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen - Vereenvoudigde 
weergave van sloop en herbouw

NEN-EN-ISO 7519:1997 en Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen - Algemene 
grondslagen voor samenstellingstekeningen en montagetekeningen

NEN-EN-ISO 7519:1997 nl Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen - Algemene 
grondslagen voor samenstellingstekeningen en montagetekeningen

NEN-EN-ISO 8560:1999 en Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen - Weergave van 
modulaire maten, lijnen en rasters

NEN-EN-ISO 8560:1999 nl Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen - Weergave van 
modulaire maten, lijnen en rasters

NEN-EN-ISO 9431:1999 nl Bouwkundige tekeningen - Inrichting van tekenbladen voor tekeningen en 
voor tekst, en voor het titelblok

NEN-EN-ISO 9431:1999 en Bouwkundige tekeningen - Inrichting van tekenbladen voor tekeningen en 
voor tekst, en voor het titelblok

NEN-EN-ISO 11091:1999 en Bouwkundige tekeningen - Aanduidingen op landschaptekeningen
NEN-EN-ISO 11091:1999 nl Bouwkundige tekeningen - Aanduidingen op landschaptekeningen
N 45:1951 nl Bouw- en waterbouwkundige tekeningen - Hout- of steenstaat
NEN 47:1970/C1:1971 nl Technische tekeningen - Doorsnede-aanduidingen van materialen op 

bouwkundige tekeningen
NEN 47:1970 nl Technische tekeningen - Doorsnede-aanduidingen van materialen op 

bouwkundige tekeningen
NEN 114:1991 nl Technische tekeningen in de bouw - Aanduidingen van onderdelen en 

inrichting van bouwwerken op tekeningen 1:50 en 1:100
NEN 115:1960 nl Technische tekeningen - Aanduidingen op kaarten en tekeningen van uit te 

voeren werken
NEN 379:2003 nl Technische productdocumentatie - Vouwen en inhechten van tekenbladen
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NEN 449:1969 nl Weg- en waterbouwkundige tekeningen - Aanduidingen van lengte- en 
dwarsprofielen

NEN 916:1975 nl Technische tekeningen - Tekeningen voor meubelen en betimmeringen

NEN 1330:1969 nl Aanduidingen van waterbouwkundige kunstwerken op kaarten
NEN 2302D1:1983 nl Tekening D1 bij NEN 2302 - Wapening en fundering woonhuis
NEN 2302B2:1983 nl Tekening B2 bij NEN 2302 - Beplantingsplan
NEN 2302E1:1983 nl Tekening E1 bij NEN 2302 - Fundering woonhuis en begane grond
NEN 2302B1:1983 nl Tekening B1 bij NEN 2302 - Situatie- en tuintekening
NEN 2302E4:1983 nl Tekening E4 bij NEN 2302 - Buitenkozijnen
NEN 2302F1:1983 nl Tekening F1 bij NEN 2302 - Inrichting begane grond
NEN 2302E3:1983 nl Tekening E3 bij NEN 2302 - Kozijnenoverzicht
NEN 2302E2:1983 nl Tekening E2 bij NEN 2302 - Maatvoering begane grond
NEN 2302C2:1983 nl Tekening C2 bij NEN 2302 - Dwarsprofiel
NEN 2302D2:1983 nl Tekening D2 bij NEN 2302 - Onderwapening, vloerplan
NEN 2302A1:1983 nl Tekening A1 bij NEN 2302 - Structuurschets
NEN 2302E5:1983 nl Tekening E5 bij NEN 2302 - Kozijndetails
NEN 2302D3:1983 nl Tekening D3 bij NEN 2302 - Langsbalken, beton
NEN 2302:1983 nl Tekeningen in de bouw - Algemene regels
NEN 2302C1:1983 nl Tekening C1 bij NEN 2302 - Civiele techniek
NEN 2302:1983/A2:1983 nl Tekening A2 bij NEN 2302 - Bestemmingsplan
NPR 2570:1986 nl Tekeningen in de bouw - Coördinatie van gegevens op tekeningen voor 

gebouwen
NEN 2571:1984 nl Tekeningen in de bouw - Aanduiding van maximaal toelaatbare 

maatafwijkingen
NEN 2572:1987 nl Tekeningen in de bouw - Aanduiding van meetgegevens op 

uitzettekeningen
NPR 2573:1988 nl Tekeningen in de bouw - Symbolen, roosters en maataanduiding op basis 

van NEN 6000
NEN 2574:1993 nl Tekeningen in de bouw - Indeling van gegevens op tekeningen voor 

gebouwen
NEN 3116:1990 nl Tekeningen in de bouw - Basissymbolen voor de uitwisseling van 

gegevens over de ligging van ondergrondse leidingen
NEN 3256diskette:1997 nl Tekeningen in de bouw - Algemene regels en symbolen voor basiskaarten

NEN 3870:1980 nl Tekeningen voor betonconstructies

NEN-EN 2000:1992 en Lucht- en ruimtevaart - Kwaliteitsborging - EN-luchtvaartprodukten - 
Goedkeuring van het kwaliteitssysteem van de fabrikant

NEN-EN 9100:2009 en Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and 
Defense Organizations

NEN-EN 9102:2006 en Aerospace series - Quality systems - First article inspection
NEN-EN 9103:2005 en Aerospace series - Quality management systems - Variation management 

of key characteristics
NEN-EN 9104:2006 en Aerospace series - Quality management systems - Requirements for 

Aerospace Quality Management System Certification/Registrations 
Programs

NEN-EN 9104-003:2010 en Aerospace series - Quality management systems - Part 003: Requirements 
for Aerospace Quality Management System (AQMS) Auditor Training and
Qualification

NEN-EN 9110:2010 en Quality Management Systems - Requirements for Aviation Maintenance 
Organizations

NEN-EN 9111:2005 en Aerospace series - Quality management systems - Assessment applicable 
to maintenance organizations (based on ISO 9001:2000)

03.120.10 - Kwaliteitszorg en kwaliteitsborging
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NEN-EN 9120:2010 en Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and 
Defence Distributors

NEN-EN 9121:2009 en Aerospace series - Quality management systems - Assessment applicable 
to stockist distributors (based on ISO 9001:2000)

NEN-EN 9131:2009 en Aerospace series - Quality management systems - Nonconformance 
documentation

NEN-EN 9132:2006 en Aerospace series - Quality management systems - Data Matrix Quality 
Requirements for Parts Marking

NEN-EN 9133:2006 en Aerospace series - Quality management systems - Qualification procedure 
for aerospace standard parts

NEN-EN 12408:2004 en Veiligheidseisen voor kabelbaneninstallaties voor het vervoer van 
personen - Kwaliteitscontrole

NEN-EN 12798:2007 en Vervoerskwaliteitsmanagementsysteem - Weg-, spoor- en 
binnenwatervervoer - Aanvullende eisen voor het 
kwaliteitsmanagementsysteem volgens EN ISO 9001 met betrekking tot de 
veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen

CWA 14644:2003 en Normen kwaliteitsborging (leerbronnen)
NEN-EN 14969:2006 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Kwalificatiesysteem voor 

railwerkzaamheden aan de bovenbouw
NPR-CEN/TS 15224:2005 nl Gezondheidszorg - Kwaliteitsmanagementsystemen - Richtlijn voor het 

gebruik van EN ISO 9001:2000
NPR-CEN/TS 15224:2005 en Gezondheidszorg - Kwaliteitsmanagementsystemen - Richtlijn voor het 

gebruik van EN ISO 9001:2000
NPR-CEN/TR 15226:2006 en Bouwproducten - Behandeling van geluid in technische specificaties
NPR-CEN/TR 15592:2007 en Gezondheidszorg - Kwaliteitsmanagementsystemen - Richtlijn voor het 

gebruik van EN ISO 9004:2000 voor prestatieverbetering in de 
gezondheidszorg

CWA 16026:2009 en Normalisatie van online toepassingen voor het oplossen van geschillen

CWA 16030:2009 en Code of practice for implementing quality in mobility management in 
small and medium sized cities

NPR-CEN-ISO/TR 14969:2005 nl Medische hulpmiddelen - Kwaliteitsmanagementsystemen - Leidraad voor 
de toepassing van ISO 13485:2003

NPR-CEN-ISO/TR 14969:2005 en Kwaliteitssystemen - Medische hulpmiddelen - Leidraad voor de 
toepassing van ISO 13485:2003

NEN-EN 45503:1996 en Norm voor verklaringen met betrekking tot de beoordeling van procedures 
voor de contracttoekenning door organisaties werkzaam in de sectoren 
water, energie, transport en telecommunicatie

NEN-EN 100114-1:1997 en Procedure-reglement - Regels voor het vaststellen van de kwaliteit - Deel 
1: CECC-eisen voor de goedkeuring van een organisatie

NEN-EN 100114-6:1997/A1:1999 en CECC Kwaliteitsbeoordelingsprocedure voor elektronische onderdelen - 
Deel 6: Goedkeuring van de technologie toegepast door fabrikanten

NEN-EN-IEC 60300-3-2:2005 en;fr Beleid met betrekking tot betrouwbaarheid - Deel 3-2: Leidraad voor de 
toepassing - Het verzamelen van betrouwbaarheidsgegevens in het veld

NEN-EN-IEC 60300-3-3:2004 en Beleid met betrekking tot betrouwbaarheid - Deel 3-3: Leidraad voor de 
toepassing - Berekening van de levenscyclus

NEN-EN-IEC 60300-3-4:2008 en Beleid met betrekking tot betrouwbaarheid - Deel 3-4: Leidraad voor de 
toepassing - Leidraad voor de specificatie van betrouwbaarheidseisen

NEN-IEC 60300-3-6:1999 en;fr Beleid met betrekking tot betrouwbaarheid - Deel 3: Leidraad voor de 
toepassing - Sectie 6: Programmatuuraspecten van betrouwbaarheid

NEN-IEC 60300-3-9:1999 en;fr Beleid met betrekking tot betrouwbaarheid - Deel 3: Leidraad voor de 
toepassing - Sectie 9: Risico-analyse van technologische systemen
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NTA-IWA 2:2008 en Kwaliteitsmanagementsystemen - Richtlijnen voor het toepassen van de 
ISO 9001:2000 in opleidingsinstellingen

NTA-IWA 4:2009 en Kwaliteitsmanagementsystemen - Richtlijnen voor het toepassen van de 
ISO 9001:2000 in lokale overheden

NPR-ISO Guide 34:2009 en Algemene eisen voor de vakbekwaamheid van producenten van 
referentiemateriaal

NEN-EN-ISO 9000:2005 en Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en verklarende 
woordenlijst

NEN-EN-ISO 9000:2005 nl;en Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en verklarende 
woordenlijst

NEN-EN-ISO 9001:2008 en Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen
NEN-EN-ISO 9001:2008 en;nl Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen
NEN-EN-ISO 9001:2008+C1:2009 nl Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen
NEN-EN-ISO 9001:2008/C1:2009 nl Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen
NEN-EN-ISO 9001:2008/C1:2009 en Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen
NEN-EN-ISO 9004:2009 en Managen op duurzaam succes van een organisatie - Een aanpak op basis 

van kwaliteitsmanagement
NEN-EN-ISO 9004:2009 nl Managen op duurzaam succes van een organisatie - Een aanpak op basis 

van kwaliteitsmanagement
NEN-ISO 10001:2007 en Kwaliteitsmanagement - Klanttevredenheid - Richtlijnen voor 

gedragscodes voor organisaties
NEN-ISO 10001:2007 nl Kwaliteitsmanagement - Klanttevredenheid - Richtlijnen voor 

gedragscodes voor organisaties
NEN-ISO 10002:2004 en Kwaliteitsmanagement - Klanttevredenheid - Richtlijnen voor 

klachtenbehandeling in organisaties
NEN-ISO 10002:2004 nl Kwaliteitsmanagement - Klanttevredenheid - Richtlijnen voor 

klachtenbehandeling in organisaties
NEN-ISO 10002:2004/C1:2009 en Kwaliteitsmanagement - Klanttevredenheid - Richtlijnen voor 

klachtenbehandeling in organisaties
NEN-ISO 10003:2007 nl Kwaliteitsmanagement - Klanttevredenheid - Richtlijnen voor 

geschiloplossing buiten organisaties
NEN-ISO 10003:2007 en Kwaliteitsmanagement - Klanttevredenheid - Richtlijnen voor 

geschiloplossing buiten organisaties
NPR-ISO/TS 10004:2010 en Kwaliteitsmanagement - Klanttevredenheid - Richtlijnen voor het 

monitoren en meten
NEN-ISO 10005:2005 en Kwaliteitsmanagement - Richtlijnen voor kwaliteitsplannen
NEN-ISO 10006:2003 en Kwaliteitsmanagementsystemen Richtlijnen voor kwaliteitsmanagement in 

projecten
NEN-ISO 10007:2004 en Kwaliteitsmanagementsystemen - Richtlijnen voor configuratiebeheer

NEN-EN-ISO 10012:2003 en Managementsystemen voor metingen - Eisen voor meetprocessen en 
meetapparatuur

NEN-ISO/TR 10013:2001 en Richtlijnen voor documentatie voor kwaliteitsmanagementsystemen
NEN-ISO 10014:2006 en Kwaliteitsmanagement - Richtlijnen voor het realiseren van financiële en 

ecomomische voordelen
NEN-ISO 10014:2006/C1:2007 en Kwaliteitsmanagement - Richtlijnen voor het realiseren van financiële en 

economische voordelen
NEN-ISO 10015:2000 en Kwaliteitsmanagement - Richtlijnen voor trainingen
NPR-ISO/TR 10017:2003 en Richtlijnen voor statistische technieken voor ISO 9001:2000
NEN-ISO 10019:2005 en Richtlijnen voor de selectie van kwaliteitsmanagementsysteemconsultants 

en gebruik van hun diensten

NEN-EN-ISO 13485:2003 nl Medische hulpmiddelen - Kwaliteitsmanagementsystemen - Bijzondere 
eisen voor reguleringsdoeleinden
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NEN-EN-ISO 13485:2003 en Medische hulpmiddelen - Kwaliteitsmanagementsystemen - Bijzondere 
eisen voor reguleringsdoeleinden

NEN-EN-ISO 13485:2003/C1:2006 nl Medische hulpmiddelen - Kwaliteitsmanagementsystemen - Bijzondere 
eisen voor reguleringsdoeleinden

NEN-EN-ISO 13485:2003/C11:2007 nl Medische hulpmiddelen - Kwaliteitsmanagementsystemen - Bijzondere 
eisen voor reguleringsdoeleinden

NEN-EN-ISO 13485:2003/C11:2007 en Medische hulpmiddelen - Kwaliteitsmanagementsystemen - Bijzondere 
eisen voor reguleringsdoeleinden

NEN-EN-ISO 13485:2003/C1:2009 en Medische hulpmiddelen - Kwaliteitsmanagementsystemen - Bijzondere 
eisen voor reguleringsdoeleinden

NEN-ISO 15161:2001 en Handleiding bij de toepassing van ISO 9001:2000 in de voedingsmiddelen-
en drankindustrie

NEN-EN-ISO 15189:2007 en Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie

NEN-EN-ISO 15378:2007 en Primaire verpakkingsmaterialen voor medicinale producten - Speciale 
eisen voor de toepassing van de ISO 9001:2000, met referentie tot 
Produktieleidraad (GMP)

NPR-ISO/TS 16949:2009 en Kwaliteitsmanagementsystemen - Specifieke eisen voor de toepassing van 
ISO 9001:2008 voor automobielproductie en organisaties die relevante 
service-onderdelen leveren

NPR-ISO/TS 19218:2005 en Medische hulpmiddelen - Codeerstructuur voor type en oorzaak van 
ongewenste voorvallen

NPR-ISO/TS 19218-1:2011 en Medische hulpmiddelen - Hiërarchisch coderingsstructuur voor 
schadelijke doeleinden - Deel 1: Doeltype codering

NEN-EN-ISO 22000:2005 en Voedselveiligheid managementsystemen - Eisen aan een organisatie in de 
voedselketen

NEN-EN-ISO 22000:2005 nl Voedselveiligheid managementsystemen - Eisen aan een organisatie in de 
voedselketen

NEN-EN-ISO 22870:2006 en Point-of-care testen (POCT) - Eisen voor kwaliteit en geschiktheid
NPR-CEN-ISO/TS 29001:2011 en Aardolie-, petrochemie- en aardgasindustrie - Sectorspecifieke systemen 

voor kwaliteitsmanagement - Eisen voor toeleveranciers van producten en 
diensten

NEN-ISO/IEC 90003:2004 en Software engineering - Guidelines for the application of ISO 9001:2000 to 
computer software

NPR-ISO/IEC TR 90005:2008 en Systems engineering - Guidelines for the application of ISO 9001 to 
system life cycle processes

NTA 8058:2010 nl Eisen aan de aanbestedingspraktijk van aanbestedende diensten en het 
uitvoeren van aanbestedingsaudits

NTA 8120:2009 nl Assetmanagement - Eisen aan een veiligheids-, kwaliteits- en 
capaciteitsmanagementsysteem voor het elektriciteits- en gasnetbeheer

NPR-CEN/TR 15449:2011 en Geographic information - Standards, specifications, technical reports and 
guidelines, required to implement Spatial Data Infrastructures

NEN-EN-ISO 19146:2010 en Geographic information - Cross-domain vocabularies

NPR-CEN/TR 16045:2010 en Bouwproducten - Beoordeling van de afgifte van gevaarlijke stoffen - 
Gehalte aan geclassificeerde gevaarlijke stoffen - Selectie van 
analysemethoden

CLC/TR 62125:2008 en Milieuverklaring van toepassing voor IEC TC 20 - Elektrische leidingen

NPR-ISO Guide 64:2008 en Leidraad om aandacht te geven aan milieuaspecten in productnormen
NEN-ISO 17422:2002 en Kunststoffen - Milieuaspecten - Algemene richtlijnen voor de opname in 

normen

13.020.01 - Milieu en milieubescherming, algemeen

07.040 - Sterrenkunde. Landmeetkunde. Geografie
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NEN 6603:2010 nl Milieu en voedingsmiddelen - Eerstelijnscontrole met controlekaarten 
voor chemische en microbiologische analyses

NEN 7777:2003 nl Milieu - Prestatiekenmerken van meetmethoden
NEN 7778:2003 nl Milieu - Gelijkwaardigheid van meetmethoden
NEN 7779:2008 nl Milieu - Meetonzekerheid
NTA 8888:2010 nl Bepaling van de doorlatendheidscoëfficiënt na maximale aantasting van 

zouten op bentoniethoudende afdichtingen in IBC-werken

CR 12968:1997 en Vergelijkingsdocument tussen EEG Richtlijn 1836/93 van juni 1993 die 
de deelneming van bedrijven uit de industriële secor mogelijk maakt in 
een Gemeenschap eco-management en audit schema en de ISO 14000-
reeks

NEN-EN-ISO 14001:2004 nl Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik
NEN-EN-ISO 14001:2004 en Milieumanagementsystemen - Eisen en richtlijnen voor gebruik
NEN-EN-ISO 14001:2004/C1:2009 en Milieumanagementsystemen - Eisen en richtlijnen voor gebruik
NEN-EN-ISO 14004:2010 en Milieumanagementsystemen - Algemene richtlijnen voor de principes, 

systemen en ondersteunende technieken
NEN-EN-ISO 14006:2011 en Milieumanagementsystemen - Richtlijnen voor het opnemen van 

ecodesign
NEN-EN-ISO 14015:2010 en Milieumanagementsystemen - Milieubeoordeling van locaties en 

organisaties (EASO)
NEN-EN-ISO 14031:1999 en Milieumanagement - Bepaling van milieuprestaties - Leidraad
NPR-ISO/TR 14032:2002 en Milieuzorg - Voorbeelden van evaluatie van milieuprestaties (EPE)
NEN-EN-ISO 14040:2006 en Milieumanagement - Levenscyclusanalyse - Principes en raamwerk
NEN-EN-ISO 14044:2006 en Milieumanagement - Levenscyclusanalyse - Eisen en richtlijnen
NPR-ISO/TR 14047:2003 en Milieumanagement - Levenscyclusanalyse - Voorbeelden van toepassing 

van de ISO 14042
NPR-ISO/TR 14049:2002 en Milieumanagement - Levenscyclusanalyse - Voorbeelden van toepassing 

van ISO 14041 inzake vaststelling van het doel en de reikwijdte en uitv 
oering van de inventarisatie

NEN-EN-ISO 14050:2010 en Milieumanagement - Verklarende woordenlijst
NPR-ISO/TR 14062:2002 en Milieumanagement - Integratie van milieu-aspecten in ontwerp en 

ontwikkeling van producten
NEN-EN-ISO 14063:2010 en Milieumanagementsystemen - Milieucommunicatie - Richtlijnen en 

voorbeelden
NEN-EN-ISO 19011:2002 en Richtlijnen voor het uitvoeren van kwaliteits - en/of 

milieumanagementsysteemaudits
NEN-EN-ISO 19011:2002 nl Richtlijnen voor het uitvoeren van kwaliteits- en/of 

milieumanagementsysteemaudits

NEN-EN-ISO 14020:2001 en Milieu-etiketteringen en -verklaringen - Algemene principes
NEN-EN-ISO 14021:2001 en Milieu-etiketteringen en -verklaringen - Zelfvastgestelde milieu-uitspraken 

(Type II milieu-etikettering)
NEN-EN-ISO 14024:2000 en Milieu-etiketteringen en -verklaringen - Type I milieu-etikettering - 

Principes en procedures
NEN-EN-ISO 14025:2010 en Milieu-etiketteringen en -verklaringen - Type III milieuverklaringen - 

Principes en procedures

NEN-EN 12920:2006+A1:2008 en Karakterisering van afval - Methodologie voor de bepaling van het 
uitlooggedrag van afval onder gespecificeerde omstandigheden

NEN-EN 12940:2004 en Afval bij de productie van schoeisel - Afvalclassificatie en -management

NEN-EN 13193:2000 en Verpakking - Verpakking en milieu - Terminologie
NEN-EN 13965-1:2004-12 en;fr;de Karakterisering van afval - Terminologie - Deel 1: Materiaal gerelateerde 

termen en definities

13.020.10 - Milieubeheer

13.020.50 - Milieukeur

13.030.01 - Afvalstoffen, algemeen
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NEN-EN 13965-2:2010 en;de;fr Karakterisering van afval - Terminologie - Deel 2: Management 
gerelateerde termen en definities

NEN-EN 14039:2004 en Karakterisering van afval - Bepaling van het gehalte aan minerale olie van 
C10 tot C40 door gaschromatografie

NEN-EN 14345:2004 en Karakterisering van afval - Bepaling van het gehalte aan minerale olie 
door gravimetrie

NEN-EN 14346:2007 en Karakterisering van afval - Berekening van het droge-stofgehalte door 
bepaling van de droogrest of het watergehalte

CEN/TS 14405:2004 en Karakterisering van afval - Uitloogproef ter karakterisering - Opwaartse 
kolomproef (onder specifieke conditie)

NEN-EN 14735:2005/C1:2006 en Karakterisering van afval - Voorbehandeling van afvalmonsters voor 
ecotoxicologische beproevingen

NEN-EN 14735:2005 en Karakterisering van afval - Voorbehandeling van afvalmonsters voor 
ecotoxicologische beproevingen

NEN-EN 14803:2006 en Identificatie en/of hoeveelheidsbepaling van afval
NEN-EN 14899:2005 en Karakterisering van afval - Monsterneming van afval - Raamwerk voor het 

opstellen en de toepassing van een monsternemingsplan
NPR-CEN/TS 14997:2007 en Karakterisering van afval - Uitloogproef ter karakterisering - Invloed van 

pH op de uitloging met continue pH sturing
NEN-EN 15002:2006 en Karakterisering van afval - Bereiding van analyseporties uit het 

laboratoriummonster
CEN/TR 15018:2005 en Karakterisering van afval - Ontsluiting van afvalstoffen door alkali-

smelttechniek
NEN-EN 15527:2008 en Karakterisering van afval - Bepaling van polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen (PAK) in afval met gaschromatografie en 
massaspectrometrie (GC/MS)

NPR-CEN/TR 16110:2010 en Karakterisering van afval - Richtlijnen voor het gebruik van 
ecotoxicologische beproevingen toegepast op afval

NVN 5860:1999 nl Afvalstoffen - Bemonstering van afval
NEN 5861:1999 nl Milieu - Procedures voor de monsteroverdracht
NPR 5862:2003 nl Afvalstoffen - Praktijkrichtlijn voor vooronderzoek bij onderzoek van 

onbeheerde afvalstoffen
NVN 5870:1998 nl Afvalstoffen - Analyse van afvalstoffen - Monstervoorbehandeling voor de 

bepaling van het gehalte aan organische en anorganische parameters

NVN 5872:2006 nl Afval - Semi kwantitatieve bepaling van vluchtige oplosmiddelen in 
afvalmonsters met statische headspace-analyse, gaschromatografie en 
massaspectrometrie

NEN 5878:2006 nl Milieu - Onderzoek van fysische en chemische parameters in onbekende 
vaste en vloeibare monstermatrices

NEN 5880:2006 nl Afval en afvalverwijdering - Algemene termen en definities
NEN 6952:2005 nl Vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - 

Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in vaste grond-
, steenachtige bouwmaterialen, afvalstoffen en eluaten

NEN 6964:2005 nl Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,eluaten en 
destruaten - Atomaire absorptiespectrometrie met grafietoventechniek

NEN 6964:2005/C1:2006 nl Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,eluaten en 
destruaten - Atomaire absorptiespectrometrie met grafietoventechniek

NEN 6965:2005/C1:2006 nl Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en 
destruaten - Atomaire bsorptiespectrometrie met vlamtechniek

NEN 6965:2005 nl Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en 
destruaten - Atomaire-absorptiespectrometrie met vlamtechniek
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NEN 6966:2005 nl Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en 
destruaten - Atomaire emissiespectrometrie met inductief gekoppeld 
plasma

NEN 6966:2005/C1:2006 nl Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en 
destruaten - Atomaire-emissie-spectrometrie met inductief gekoppeld 
plasma (ICP-AES)

NEN-EN 12457-1:2002 en Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte uitloogproef van 
korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel 1: Eén-fase-partijkeuring bij een 
vloeistof tot vaste stof verhouding van 2 l/kg voor materialen met een 
hoog gehalte aan vaste stoffen en met deeltjesgrootte beneden 4 mm 
(zonder of met groottereductie)

NEN-EN 12457-2:2002 en Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte uitloogproef van 
korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel 2: Eén-fase-partijkeuring bij een 
vloeistof tot vaste stof verhouding van 10 l/kg voor materialen met 
deeltjesgrootte beneden 4 mm (zonder of met groottereductie)

NEN-EN 12457-3:2002 en Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte uitloogproef van 
korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel 3: Twee-fase-partijkeuring bij 
een vloeistof tot vaste stof verhouding van 2 l en 8 l/kg voor materialen 
met een hoog gehalte aan vaste stof en met deeltjesgrootte beneden 4 mm 
(zonder of met groottereductie)

NEN-EN 12457-4:2002 en Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte uitloogproef van 
korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel 4: Eén-fase-partijkeuring bij een 
vloeistof tot vaste stof verhouding van 10 l/kg voor materialen met 
deeltjesgrootte beneden 10 mm (zonder of met groottereductie)

NEN-EN 13137:2001 en Karakterisering van afval - Bepaling van het gehalte aan totaal organisch 
koolstof (TOC) in afval, slib en sediment

NEN-EN 13656:2002 en Karakterisering van afval - Microgolfontsluiting met waterstoffluoride 
(HF), salpeterzuur (HNO3 en zoutzuur(HCI)mengsels voor de bepaling 
van elementen in afval

NEN-EN 13657:2002 en Karakterisering van afval - Ontsluiting voor de bepaling van in 
koningswater oplosbare elementen

NPR-CEN/TS 14429:2005 en Karakterisering van afval - Uitloogproef ter karakterisering - Invloed van 
pH op uitloging d.m.v. initiële toevoeging van zuur/base

NPR-CEN/TR 14589:2003 en Karakterisering van afval - Stand van zaken - Chroom VI specificatie in 
vaste matrices

NEN-EN 14899:2005 en Karakterisering van afval - Monsterneming van afval - Raamwerk voor het 
opstellen en de toepassing van een monsternemingsplan

NEN-EN 15169:2007 en Karakterisering van afval - Bepaling van het gloeiverlies in afval, slib en 
sediment

NEN-EN 15192:2006 en Karakterisering van afval en bodem - Bepaling van Chroom(VI) in vaste 
materialen door alkalische ontsluiting en ion chromatografie met 
spectrofotometrische detectie

NEN-EN 15308:2008 en Karakterisering van afval - Bepaling van geselecteerde 
polychloorbifenylen (PCB) in vast afval door gebruik van capillaire 
gaschromatografie met elektronen-invangdetectie of 
massaspectrometrische detectie

NEN-EN 15309:2007 en Karakterisering van afval en bodem - Bepaling van de samenstelling van 
elementen met röntgenfluorescentie

CEN/TR 15310-1:2006 en Karakterisering van afval - Monsterneming van afval - Deel 1: Leidraad 
voor het selectie en het toepassen van eisen voor het monsternemen onder 
verschillende omstandigheden

CEN/TR 15310-2:2006 en Karakterisering van afval - Monsterneming van afval - Deel 2: Leidraad 
voor de toepassing van monsternemingstechnieken

CEN/TR 15310-3:2006 en Karakterisering van afval - Monsterneming van afval - Deel 3: Leidraad 
voor procedures voor deelsteekproeven bij veldmetingen

13.030.10 - Vaste afvalstoffen

Pagina 23 van 353



CEN/TR 15310-4:2006 en Karakterisering van afval - Monsterneming van afval - Deel 4: Leidraad 
voor procedures voor het verpakkens, opslag, conservering, vervoer en 
aflevering van monsters

CEN/TR 15310-5:2006 en Karakterisering van afval - Monsterneming van afval - Deel 5: Leidraad 
voor het proces van het bepalen van een monsternemingsplan

NEN-EN 15527:2008 en Karakterisering van afval - Bepaling van polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK) in afval met gaschromatografie en 
massaspectrometrie (GC/MS)

NPR-CEN/TR 16130:2011 en Karakterisering van afval - Controle ter plaatse
NPR-CEN/TR 16184:2011 en Karakterisering van afval - Overzicht van de stand der techniek - Analyse 

van eluaten
NPR-CEN/TS 16229:2011 en Karakterisering van afval - Monsterneming en analyse van met zwak zuur 

afscheidbaar cyanide geloosd in afvalbassins
NEN-EN-ISO 23161:2011 en Bodem - Bepaling van geselecteerde organotinverbindingen - 

Gaschromatografische methode
NPR 5862:2003 nl Afvalstoffen - Praktijkrichtlijn voor vooronderzoek bij onderzoek van 

onbeheerde afvalstoffen
NEN 5884:2008 nl Afval en afvalverwijdering - Termen en definities voor bouw- en 

sloopafval
NEN 6963:2005 nl Mileu - Ontsluiting met salpeterzuur, waterstoffluoride en perchloorzuur 

voor de bepaling van geselecteerde elementen in vaste stoffen

NEN 6970:2008 nl Koepelnorm voor de bepaling van organische componenten in grond, 
waterbodem en bouwstof (grond)

NEN 6971:2008/C1:2010 nl Bodem - Acetonextractie voor de bepaling van organische componenten

NEN 6971:2008+C1:2010 nl Bodem - Acetonextractie voor de bepaling van organische componenten

NEN 6972:2008 nl Bodem - Aceton/petroleumetherextractie voor de bepaling van organische 
componenten

NEN 6973:2008 nl Bodem - Methanolextractie voor de bepaling van organische componenten

NEN 6974:2008+C1:2010 nl Bodem - Zuivering met aluminiumoxide voor de bepaling van organische 
componenten

NEN 6974:2008/C1:2010 nl Bodem - Zuivering met aluminiumoxide voor de bepaling van organische 
componenten

NEN 6975:2008 nl Bodem - Zuivering met Florisil voor de bepaling van organische 
componenten

NEN 6976:2008 nl Bodem - Zuivering met vastefase-extractie voor de bepaling van 
organische componenten

NEN 6977:2008/C1:2010 nl Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK) met 
hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC)

NEN 6977:2008+C1:2010 nl Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK) met 
hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC)

NEN 6978:2008 nl Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan minerale olie met 
gaschromatografie

NEN 6979:2008 nl Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan extraheerbare 
organohalogeenverbindingen (EOX)

NEN 6980:2008+C1:2010 nl Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan 
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), polychloorbifenylen (PCB) en 
matig-vluchtige chloorbenzenen met gaschromatografie
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NEN 6980:2008+C1:2010/C2:2011 nl Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan 
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), polychloorbifenylen (PCB) en 
matig-vluchtige chloorbenzenen met gaschromatografie

NEN 6980:2008+C1:2010+C2:2011 nl Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan 
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), polychloorbifenylen (PCB) en 
matig-vluchtige chloorbenzenen met gaschromatografie

NEN 6980:2008/C1:2010 nl Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan 
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), polychloorbifenylen (PCB) en 
matig-vluchtige chloorbenzenen met gaschromatografie

NEN 6981:2008 nl Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan vluchtige aromatische 
koolwaterstoffen (VAK) en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen 
met gaschromatografie

NEN 7300:1997 en Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Monsterneming - Algemene aanwijzingen

NEN 7300:1997 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Monsterneming - Algemene aanwijzingen

NVN 7301:1997 en Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Monsterneming - Monsterneming van korrelvormige 
materialen uit materiaalstromen

NVN 7301:1997 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Monsterneming - Monsterneming van korrelvormige 
materialen uit materiaalstromen

NVN 7302:1997 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Monsterneming - Monsterneming van korrelvormige 
materialen uit statische partijen

NVN 7302:1998 en Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Monsterneming - Monsterneming van korrelvormige 
materialen uit statische partijen

NVN 7303:1998 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Monsterneming - Monsterneming van vormgegeven en 
monolitische materialen

NVN 7303:1998 en Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Monsterneming - Monsterneming van vormgegeven en 
monolitische materialen

NEN 7310:1995 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Monstervoorbehandeling - Algemene aanwijzingen

NVN 7311:1995 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Monstervoorbehandeling - Monsteropslag en -
conservering

NVN 7312:1995 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Monstervoorbehandeling - Monstervoorbehandeling voor 
de bepaling van het uitlooggedrag en het gehalte van anorganische 
componenten

NVN 7313:1995 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Monstervoorbehandeling - Monstervoorbehandeling voor 
de bepaling van het uitlooggedrag en het gehalte van organische 
componenten

NEN 7320:1997 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Bepaling van het gehalte van anorganische componenten -
Algemene aanwijzingen
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NVN 7323:1997 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Bepaling van het gehalte van anorganische componenten -
Bepaling van het gehalte van arseen, antimoon en seleen met atomaire-
absorptiespectrometrie (hydridegeneratietechniek)

NEN 7324:2001 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Bepaling van het gehalte van anorganische componenten -
Bepaling van het gehalte van kwik met atomaire-absorptiespectrometrie 
(koude-damptechniek)

NEN 7330:2001/C1:2007 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Bepaling van het gehalte van organische componenten - 
Algemene aanwijzingen

NEN 7330:2001 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Bepaling van het gehalte van organische componenten - 
Algemene aanwijzingen

NEN 7331:2007 nl Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van de gehalten aan 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, 
tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische methode 
met massaspectrometrische detectie

NEN 7340:2000 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Karakteriseringsproeven - Algemene aanwijzingen

NEN 7341:1995 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Uitloogproeven - Bepaling van de beschikbaarheid voor 
uitloging van anorganische componenten

NEN 7343:1995 en Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Uitloogproeven - Bepaling van de uitloging van 
anorganische componenten uit poeder- en korrelvormige materialen met 
de kolomproef

NEN 7343:1995 nl Uitloog karakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Uitloogproeven - Bepaling van de uitloging van 
anorganische componenten uit poeder- en korrelvormige materialen met 
de kolomproef

NEN 7345:1995 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Uitloogproeven - Bepaling van de uitloging van 
anorganische componenten uit vormgegeven en monolitische materialen 
met de diffusieproef

NEN 7347:2006 en Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Uitloogproeven - Bepaling van de uitloging van 
anorganische componenten uit gecompacteerde korrelvormige materialen

NEN 7347:2006 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Uitloogproeven - Bepaling van de uitloging van 
anorganische componenten uit gecompacteerde korrelvormige materialen

NEN 7348:2006 en Uitloogkarakteristieken - Bepaling van het reducerend karakter en het 
reducerend vermogen - Vaste grond en steenachtige materialen

NEN 7348:2006 nl Uitloogkarakteristieken - Bepaling van het reducerend karakter en het 
reducerend vermogen - Vaste grond en steenachtige materialen

NVN 7350:1997 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Uitloogproeven - Bepaling van de uitloging van PAK, 
PCB en EOX uit poeder- en korrelvormige materialen met de 
cascadeproef

NEN 7360:1997 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Termen en definities
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NEN 7370:2005 nl Karakteriseringsproeven - Algemene aanwijzingen - Vaste grond- en 
steenachtige materialen

NEN 7371:2004 nl Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de beschikbaarheid voor uitloging 
van anorganische componenten - Vaste grond- en steenachtige materialen

NEN 7373:2004 nl Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de uitloging van anorganische 
componenten uit poeder- en korrelvormige materialen met een kolomproef 
- Vaste grond- en steenachtige materialen

NEN 7374:2004 nl Uitloogkarakteristieken - Kolomproef voor de bepaling van uitloging van 
PAK, PCB, OCB en EOX, fenol en cresolen uit poeder- en korrelvormige 
materialen - Vaste grond- en steenachtige materialen

NEN 7375:2004 nl Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de uitloging van anorganische 
componenten uit vormgegeven en monolitische materialen met een 
diffusieproef - Vaste grond- en steenachtige materialen

NVN 7376:2004 nl Uitloogkarakteristieken - Diffusieproef voor de bepaling van de uitloging 
van PAK, PCB, OCB en EOX, fenol en cresolen uit vormgegeven en 
monolitische materialen - Vaste grond- en steenachtige materialen

NEN 7383:2004 nl Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de cumulatieve uitloging van 
anorganische componenten uit poeder- en korrelvormige materialen met 
een vereenvoudigde procedure voor de kolomproef - Vaste grond- en 
steenachtige materialen

NVN 7384:2006 nl Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de cumulatieve uitloging van 
anorganische componenten uit poeder- en korrelvormige materialen onder 
anaërobe omstandigheden, met een vereenvoudigde procedure voor de 
kolomproef - Vaste grond- en steenachtige materialen

NEN-EN 12176:1998 en Karakterisering van slib - Bepaling van de pH-waarde
NEN-EN 12457-1:2002 en Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte uitloogproef van 

korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel 1: Eén-fase-partijkeuring bij een 
vloeistof tot vaste stof verhouding van 2 l/kg voor materialen met een 
hoog gehalte aan vaste stoffen en met deeltjesgrootte beneden 4 mm 
(zonder of met groottereductie)

NEN-EN 12457-2:2002 en Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte uitloogproef van 
korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel 2: Eén-fase-partijkeuring bij een 
vloeistof tot vaste stof verhouding van 10 l/kg voor materialen met 
deeltjesgrootte beneden 4 mm (zonder of met groottereductie)

NEN-EN 12457-3:2002 en Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte uitloogproef van 
korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel 3: Twee-fase-partijkeuring bij 
een vloeistof tot vaste stof verhouding van 2 l en 8 l/kg voor materialen 
met een hoog gehalte aan vaste stof en met deeltjesgrootte beneden 4 mm 
(zonder of met groottereductie)

NEN-EN 12457-4:2002 en Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte uitloogproef van 
korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel 4: Eén-fase-partijkeuring bij een 
vloeistof tot vaste stof verhouding van 10 l/kg voor materialen met 
deeltjesgrootte beneden 10 mm (zonder of met groottereductie)

NEN-EN 12832:1999 en;fr;de Karakterisering van slib - Gebruik en verwijdering van slib - Woordenlijst

NEN-EN 12879:2001 en Karakterisering van slib - Bepaling van de gloeirest
NEN-EN 12880:2001 en Karakterisering van slib - Bepaling van het droge-stofgehalte en het 

watergehalte
CEN/TR 13097:2010 en Karakterisering van slib - Omgaan met slib bij gebruik in landbouw
NEN-EN 13137:2001 en Karakterisering van afval - Bepaling van het gehalte aan totaal organisch 

koolstof (TOC) in afval, slib en sediment
NEN-EN 13342:2000 en Karakterisering van slib - Bepaling van het stikstofgehalte met de Kjeldahl 

methode

13.030.20 - Vloeibare afvalstoffen. Slib
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NEN-EN 13346:2000 en Karakterisering van slib - Bepaling van spoorelementen en fosfor - 
Koningswaterextractiemethoden

NEN-EN 13656:2002 en Karakterisering van afval - Microgolfontsluiting met waterstoffluoride 
(HF), salpeterzuur (HNO3 en zoutzuur(HCI)mengsels voor de bepaling 
van elementen in afval

NEN-EN 13657:2002 en Karakterisering van afval - Ontsluiting voor de bepaling van in 
koningswater oplosbare elementen

CEN/TR 13767:2004 en Karakterisering van slib - Goed vakmanschap voor de verbranding van 
slib met en zonder vet en gruis

CEN/TR 13768:2004 en Karakterisering van slib - Goed vakmanschap voor de gecombineerde 
verbranding van slib en huishoudelijk afval

CR 13846:2000 en Aanbevelingen voor de verduurzaming en uitbreiding van slibtoepassing 
en slibverwijdering

CEN/TR 13983:2005 en Karakterisering van slib - Leidraad voor toepassing van slib bij de 
ontginning van land

NEN-EN 14671:2006 en Karakterisering van slib - Voorbehandeling voor de bepaling van 
ammoniakstikstof met gebruik van 2 mol/l kaliumchloride

NEN-EN 14672:2005 en Karakterisering van slib - Bepaling van het totale gehalte aan fosfor
NEN-EN 14701-1:2006 en Karakterisering van slib - Filtratie-eigenschappen - Deel 1: Capillair 

zuigtijd (CST)
NEN-EN 14701-2:2006 en Karakterisering van slib - Filtratie-eigenschappen - Deel 2: Bepaling van 

de specifieke weerstand tegen filtratie
NEN-EN 14701-3:2006 en Karakterisering van slib - Filtratie-eigenschappen - Deel 3: Bepaling van 

de compressibiliteit
NEN-EN 14701-4:2010 en Karakterisering van slib - Filtratie-eigenschappen - Deel 4: Bepaling van 

de ontwatering voor vlokkerige slib
NEN-EN 14702-1:2006 en Karakterisering van slib - Bezinkingseigenschappen - Deel 1: Bepaling 

van de bezinkbaarheid ( Bepaling van de proportie van slibvolume en 
slibvolume index)

NEN-EN 14702-2:2006 en Karakterisering van slib - Bezinkingseigenschappen - Deel 2: Bepaling 
van de indikking

CEN/TR 14742:2006 en Karakterisering van slib - Chemische laboratorium 
conditioneringsprocedure

CEN/TR 15126:2005 en Karakterisering van slib - Leidraad bij het storten van slib en residuen van 
zuiveringsinstallaties

NEN-EN 15169:2007 en Karakterisering van afval - Bepaling van het gloeiverlies in afval, slib en 
sediment

NEN-EN 15170:2008 en Karakterisering van slib - Bepaling van de verbrandingswaarde
NPR-CEN/TR 15175:2006 en Karakterisering van slib - Protocol voor het uitvoeren van 

interlaboratoriumonderzoek van methoden voor chemische, 
microbiologische en fysische analyse van slib

NPR-CEN/TR 15214-1:2006 en Karakterisering van slib - Detectie en telling van Escherichia coli in slib, 
grond, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 1: 
Membraanfiltratiemethode voor telling

NPR-CEN/TR 15214-2:2006 en Karakterisering van slib - Detectie en telling van Escherichia coli in slib, 
grond, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 2: 
Geminiaturiseerde methode (meest waarschijnlijke aantal) door enting in 
een vloeibaar medium

NPR-CEN/TR 15214-3:2006 en Karakterisering van slib - Detectie en telling van Escherichia coli in slib, 
grond, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 3: 
Macromethode (meest waarschijnlijke aantal) in een vloeibaar medium
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CEN/TR 15215-1:2006 en Karakterisering van slib - Detectie en telling van Salmonella spp. in slib, 
grond, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 1: 
Membraanfiltratiemethode voor kwantitatieve resuscitatie van subletaal 
beschadigde bacteriën (om de doeltreffendheid van behandelingsmethoden 
te staven in logaritmische afneming)

CEN/TR 15215-2:2006 en Karakterisering van slib - Detectie en telling van Salmonella spp. in slib, 
grond, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 2: 
Vloeibare-ophopingsmethode in een seleniet-cystine medium gevolgd 
door Rappaport-Vassiliadis voor semi-kwantitatieve bepaling van het 
meest waarschijnlijke aantal (MPN)

CEN/TR 15215-3:2006 en Karakterisering van slib - Detectie en telling van  Salmonella spp. in slib, 
grond, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 3: 
Aanwezig/afwezig-methode door vloeistofophoping in een pepton-
novobiocine medium gevolgd door Rappaport-Vassiliadis

NEN-EN 15216:2007 en Karakterisering van afval - Bepaling van het gehalte aan totaal opgeloste 
stof (TDS) in water en eluaten

CEN/TR 15252:2006 en Karakterisering van slib - Protocol voor het valideren van methoden voor 
fysische eigenschappen van slib

NEN-EN 15308:2008 en Karakterisering van afval - Bepaling van geselecteerde 
polychloorbifenylen (PCB) in vast afval door gebruik van capillaire 
gaschromatografie met elektronen-invangdetectie of 
massaspectrometrische detectie

CEN/TR 15310-1:2006 en Karakterisering van afval - Monsterneming van afval - Deel 1: Leidraad 
voor het selectie en het toepassen van eisen voor het monsternemen onder 
verschillende omstandigheden

CEN/TR 15310-2:2006 en Karakterisering van afval - Monsterneming van afval - Deel 2: Leidraad 
voor de toepassing van monsternemingstechnieken

CEN/TR 15310-3:2006 en Karakterisering van afval - Monsterneming van afval - Deel 3: Leidraad 
voor procedures voor deelsteekproeven bij veldmetingen

CEN/TR 15310-4:2006 en Karakterisering van afval - Monsterneming van afval - Deel 4: Leidraad 
voor procedures voor het verpakkens, opslag, conservering, vervoer en 
aflevering van monsters

CEN/TR 15310-5:2006 en Karakterisering van afval - Monsterneming van afval - Deel 5: Leidraad 
voor het proces van het bepalen van een monsternemingsplan

CEN/TR 15463:2007 en Karakterisering van slib - Fysische consistentie - Thixotropisch gedrag en 
stapelgedrag

CEN/TR 15473:2007 en Karakterisering van slib - Leidraad voor droging van slib
CEN/TR 15809:2008 en Karakterisering van slib - Hygiënische aspecten - Behandelingen
NPR-CEN/TS 16229:2011 en Karakterisering van afval - Monsterneming en analyse van met zwak zuur 

afscheidbaar cyanide geloosd in afvalbassins
NEN-EN-ISO 5667-13:2011 en Water - Monsterneming - Deel 13: Richtlijn voor de monsterneming van 

slib van riolerings- en afvalwaterbehandelingsinstallaties
NEN-EN-ISO 9887:1994 en Water - Bepaling van de aërobe bio-afbreekbaarheid van organische 

componenten in een waterig medium - Methode met semicontinu 
geactiveerde slib (SCAS)

NVN 1225:2004 en Drinkwater - Bepaling van de biomassaproductiepotentie (BPP) van 
kunststof materialen, metalen en coatings in contact met (leiding)water

NPR 5862:2003 nl Afvalstoffen - Praktijkrichtlijn voor vooronderzoek bij onderzoek van 
onbeheerde afvalstoffen

NEN 6464:1981 nl Water - Monstervoorbehandeling van slib of slibhoudend water voor de 
bepaling van elementen van atomaire-absorptiespectrometrie - Ontsluiting 
met salpeterzuur en zwavelzuur

NEN 6499:2010 nl Milieu - Koepelnorm voor de bepaling van het gehalte aan opgeloste en 
onopgeloste stoffen en droge stof en de gloeiresten daarvan
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NEN 6621:1988 nl Afvalwater en slib - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste 
bestanddelen en de gloeirest daarvan - Gravimetrische methode

NEN 6621:1988/C1:1992 nl Afvalwater en slib - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste 
bestanddelen en de gloeirest daarvan - Gravimetrische methode

NEN 6622:1988 nl Slib - Bepaling van de zandrest en de zeefrest - Gravimetrische methode

NEN 6624:2003 nl Slib - Bepaling van de slibvolume-index (s.v.i.)
NEN 6671:1994 nl Afvalwater en slib - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan 

petroleumether extraheerbare oliën en vetten - Soxhlet extractie
NEN 6671:1994/C1:2000 nl Afvalwater en slib - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan 

petroleumether extraheerbare oliën en vetten - Soxhlet extractie
NEN 6682:1996 nl Slib - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan vluchtige (of lagere) 

vetzuren
NEN 6685:1983 nl Slib - Bepaling van de specifieke filtratieweerstand bij vacuümfiltratie

NEN 6686:1983 nl Slib - Bepaling van de specifieke filtratieweerstand bij drukfiltratie
NEN 6687:1983 nl Slib - Bepaling van de compressibiliteitscoëfficiënt bij vacuümfiltratie

NEN 6688:1983 nl Slib - Bepaling van de compressibiliteitscoëfficiënt bij drukfiltratie
NEN 6689:1983 nl Slib - Bepaling van de afzuigtijd bij vacuümfiltratie

NEN-EN 12258-4:2004 en;fr;de Aluminium en aluminiumlegeringen - Termen en definities - Deel 
4:Restanten van de aluminiumindustrie

NEN-ISO 6851:2002 en Fotografie - Afval van het ontwikkelen - Bepaling van het totale gehalte 
aan amino stikstof (microdiffusie volgens de Kjeldahl methode)

NEN-ISO 6853:2002 en Fotografie - Afval van het ontwikkelen - Bepaling van het gehalte aan 
ammoniakstikstof - Microdiffusiemethode

NEN-ISO 6962:2004 en Kernenergie - Standaardmethode voor bepaling van de 
langetermijnstabiliteit van materialen voor vaste insluiting van hoog-
radioactief afval ten opzichte van alfastraling

NEN-ISO 7760:2002 en Fotografie - Afval van het ontwikkelen - Bepaling van het gehalte aan 
hydrochinon

NEN-ISO 7766:2005 en Fotografie - Afval van het ontwikkelen - Analyse van cyanide - Bepaling 
van het gehalte aan hexacyaanferriet (II) en hexacyaanferriet (III) door 
spectrometrie

NEN 2990:2005 nl Lucht - Eindcontrole na asbestverwijdering
NEN 2991:2005 nl Lucht - Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin 

asbesthoudende materialen zijn verwerkt
NEN 5896:2003 nl Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie

NEN 5897:2005 nl Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval 
en recyclinggranulaat

NEN 5897:2005/C1:2006 nl Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval 
en recyclinggranulaat

NEN 7331:2007 nl Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van de gehalten aan 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, 
tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische methode 
met massaspectrometrische detectie

NEN 7555:2004 nl Autodemontagetechnieken - Demontage van bumpers uit autowrakken

NEN 7556:2004 nl Autodemontagetechnieken - Demontage van remvloeistof uit autowrakken

NEN 7557:2009 nl Autodemontagetechnieken - Neutralisatie airbags en gordelspanners uit 
autowrakken

13.030.30 - Bijzondere afvalstoffen
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NEN-EN 840-1:2004 en Verrijdbare afvalcontainers - Deel 1: Containers met twee wielen en een 
inhoud tot 400 l voor hefinrichtingen met kamleging - Afmetingen en 
ontwerp

NEN-EN 840-2:2004 en Verrijdbare afvalcontainers - Deel 2: Containers met vier wielen en een 
inhoud van 1300 l met vlakke deksels, voor hefinrichtingen met arm- en/of 
kamleging - Afmetingen en ontwerp

NEN-EN 840-3:2004 en Verrijdbare afvalcontainers - Deel 3: Containers met vier wielen en een 
inhoud tot 1300 l met bolle deksels, voor hefinrichtingen met arm- en/of 
kamleging - Afmetingen en ontwerp

NEN-EN 840-4:2004 en Verrijdbare afvalcontainers - Deel 4: Containers met vier wielen en een 
inhoud tot 1700 l met vlakke deksels voor hefinrichtingen met arm- of BG-
en/of brede kamleging - Afmetingen en ontwerp

NEN-EN 840-5:2004 en Verrijdbare afvalcontainers - Deel 5: Prestatie-eisen en 
beproevingsmethoden

NEN-EN 840-6:2004+A1:2008 en Verrijdbare afvalcontainers - Deel 6: Veiligheids- en gezondheidseisen

NEN-EN 858-2:2003 en Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en 
benzine) - Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, 
functionering en onderhoud

NEN-EN 12574-1:2006 en Stationaire afvalcontainers - Deel 1: Containers met een inhoud tot 10000 
l met vlakke of bolle deksel(s), voor hefinrichting en met arm-en/of 
kamleging - Afmetingen en ontwerp

NEN-EN 12574-2:2006 en Stationaire afvalcontainers - Deel 2: Prestatie-eisen en 
beproevingsmethoden

NEN-EN 12574-3:2006 en Stationaire afvalcontainers - Deel 3: Veiligheids- en gezondheidseisen
NEN-EN 13071-1:2008 en Stationaire afvalcontainers met een inhoud tot 5000 l, aan de bovenkant 

gehesen, onderlossend - Deel 1: Algemene eisen
NEN-EN 13071-1:2008/C1:2010 en Stationaire afvalcontainers met een inhoud tot 5000 l, aan de bovenkant 

gehesen, onderlossend - Deel 1: Algemene eisen
NEN-EN 13071-2:2008 en Stationaire afvalcontainers met een inhoud tot 5000 l, aan de bovenkant 

gehesen, onderlossend - Deel 2: Aanvullende eisen voor ondergrondse of 
gedeeltelijk ondergrondse systemen

NEN-EN 13071-2:2008/C1:2010 en Stationaire afvalcontainers met een inhoud tot 5000 l, aan de bovenkant 
gehesen, onderlossend - Deel 2: Aanvullende eisen voor ondergrondse of 
gedeeltelijk ondergrondse systemen

NEN-EN 13592:2003+A1:2007/C1:2008 en Kunststof zakken voor inzameling van huishoudelijk afval - Typen, eisen 
en beproevingsmethoden

NEN-EN 13592:2003+A1:2007 en Kunststof zakken voor inzameling van huishoudelijk afval - Typen, eisen 
en beproevingsmethoden

NEN-EN 13593:2003 en Verpakking - Papieren zakken voor inzameling van huishoudelijk afval - 
Typen, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 13656:2002 en Karakterisering van afval - Microgolfontsluiting met waterstoffluoride 
(HF), salpeterzuur (HNO3 en zoutzuur(HCI)mengsels voor de bepaling 
van elementen in afval

NEN-EN 13657:2002 en Karakterisering van afval - Ontsluiting voor de bepaling van in 
koningswater oplosbare elementen

CEN/TR 13768:2004 en Karakterisering van slib - Goed vakmanschap voor de gecombineerde 
verbranding van slib en huishoudelijk afval

NEN-EN 14582:2007 en Karakterisering van afval - Halogeen- en zwavelgehalte - 
Zuurstofverbranding in gesloten systemen en bepalingsmethoden

NPR-CEN/TR 14745:2003 en Vaste secundaire brandstoffen
NEN-EN 15132:2006 en Containerbehuizing voor verrijdbare afvalcontainers met een inhoud tot en 

met 1700 l - Prestatie-eisen en beproevingsmethodes
NEN-EN 15144:2007 en;fr;de Winteronderhoudsuitrusting - Terminologie - Termen voor 

winteronderhoud

13.030.40 - Installaties en apparatuur voor afvalverwijdering en -behandeling
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NEN-EN 15169:2007 en Karakterisering van afval - Bepaling van het gloeiverlies in afval, slib en 
sediment

NEN-EN 15170:2008 en Karakterisering van slib - Bepaling van de verbrandingswaarde
NPR-CEN/TS 15366:2009 en Winter- en wegenonderhoudsuitrusting - Vaste absorbeermiddelen 

bedoeld voor weggebruik
NEN-EN 15518-1:2011 en Winteronderhoudsuitrusting -  Weersinformatiesystemen voor het verkeer -

Deel 1: Algemene definities en onderdelen
NEN-EN 15518-2:2011 en Winteronderhoudsuitrusting - Weersinformatiesystemen voor het verkeer - 

Deel 2: Weer voor wegverkeer - Aanbevolen waarneming en voorspelling

NEN-EN 15518-3:2011 en Winteronderhoudsuitrusting - Weersinformatiesystemen voor het verkeer - 
Eisen voor gemeten waarden van stationaire uitrusting

CEN/TR 15584:2007 en Karakterisering van slib - Richtlijn voor de risico-beoordeling 
voornamelijk in relatie tot het gebruik van en het verwijderen van slib

NEN-EN 15597-1:2009 en Winteronderhoudsuitrusting - Strooimachines - Deel 1: Eisen aan dosering 
en aan statische beproeving van dosering

NPR-CEN/TS 16229:2011 en Karakterisering van afval - Monsterneming en analyse van met zwak zuur 
afscheidbaar cyanide geloosd in afvalbassins

NEN-EN-ISO 8099:2001 en Pleziervaartuigen - Retentiesystemen voor toiletafval
NEN-ISO 13617:2001 en Scheepsbouw en maritieme techniek - Verbrandingsovens aan boord van 

schepen - Eisen

NEN-EN 12258-3:2003 en;fr;de Aluminium en aluminiumlegeringen - Termen en definities - Deel 3: 
Schroot

NEN-EN 12816:2010 en LPG materieel en toebehoren - Verplaatsbare, hervulbare gasflessen van 
staal en aluminium voor LPG

NEN-EN 13429:2004 en Verpakking - Producthergebruik
NEN-EN 13429:2004 nl Verpakking - Producthergebruik
NEN-EN 13430:2004 en Verpakking - Eisen voor verpakking terugwinbaar door 

materiaalhergebruik
NEN-EN 13430:2004 nl Verpakking - Eisen voor verpakking terugwinbaar door materiaalrecycling

NEN-EN 13437:2003 en Verpakking en materiaalhergebruik - Criteria voor methoden van 
hergebruik - Beschrijving van de hergebruikprocessen en stroomdiagram

NEN-EN 13440:2003 en Verpakking - Mate van hergebruik - Definitie en berekeningsmethode
CEN/TR 13688:2008 en Verpakking - Materiaalrecycling - Rapport over eisen voor stoffen en 

materialen om een blijvende belemmering te voorkomen tegen recycling

NEN-EN 13920-1:2003 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 1: Algemene eisen, 
monsterneming en beproevingen

NEN-EN 13920-2:2003 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 2: Ongelegeerd 
aluminiumschroot

NEN-EN 13920-3:2003 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 3: Draad- en 
kabelschroot

NEN-EN 13920-4:2003 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 4: Schroot bestaande 
uit één enkel geknede legering

NEN-EN 13920-5:2003 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 5: Schroot bestaande 
uit twee of meer geknede legeringen van dezelfde serie

NEN-EN 13920-6:2003 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 6: Schroot bestaande 
uit twee of meer geknede legeringen

NEN-EN 13920-7:2003 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 7: Schroot bestaande 
uit gietstukken

13.030.50 - Hergebruik
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NEN-EN 13920-8:2003 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 8: Schroot bestaande 
uit non-ferro materialen van versnipper processen die gebruikt worden 
voor de terugwinning van aluminium

NEN-EN 13920-9:2003 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 9: Schroot van 
terugwinningsprocessen van aluminium uit non-ferro 
verschrotermaterialen

NEN-EN 13920-10:2003 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 10: Schroot 
bestaande uit gebruikte aluminium drinkblikjes

NEN-EN 13920-11:2003 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 11: Schroot 
bestaande uit aluminium/koper radiatoren

NEN-EN 13920-12:2003 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 12: Spaanders die 
een enkele legering bevatten

NEN-EN 13920-13:2003 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 13: Gemengde 
spaanders die twee of meer legeringen bevatten

NEN-EN 13920-14:2003 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 14: Schroot van 
gebruikte consumentenverpakkingen van aluminium

NEN-EN 13920-15:2003 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 15: Van bekleding 
ontdane schroot van gebruikte consumentenverpakkingen van aluminium

NEN-EN 13920-16:2003 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 16: Schroot 
bestaande uit slakken, metaalschuim, schilfers en metalen

NPR-CEN/TS 14243:2010 en Materialen gemaakt van versleten banden - Specificaties van categoriën 
gebaseerd op hun afmeting(en) en onzuiverheden en methoden voor het 
bepalen van hun afmetingen en onzuiverheden

NPR-CEN/TR 14520:2007 en Verpakking - Producthergebruik - Methoden voor het beoordelen van de 
werking van het hergebruiksysteem

NEN-EN 15342:2007 en Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen - Karakterisering van gerecycled 
polystyreen (PS)

NEN-EN 15343:2007 en Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen - Traceerbaarheid van het 
recyclen van kunststoffen en conformiteitsbeoordeling en gerecyclede 
gehalte

NEN-EN 15344:2007 en Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen - Karakterisering van gerecycled 
Polyetheen (PE)

NEN-EN 15345:2007 en Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen - Karakterisering van gerecycled 
Polypropeen (PP)

NEN-EN 15346:2007 en Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen - Karakterisering van gerecycled 
polyvinylchloride (PVC)

NEN-EN 15347:2007 en Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen - Karakterisering van afval van 
kunststoffen

NEN-EN 15348:2007 en Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen - Karakterisering van gerecycled 
polyetheen-terephthalaat

NPR-CEN/TR 15353:2007 en Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen - Richtlijnen voor de 
ontwikkeling van normen voor gerecyclede kunststoffen

NPR-IEC/TR 62392:2007 en Geschiktheid van typerende elektrische isolatiematerialen (EIM) 
voorhergebruik polymeren

NEN-ISO 15270:2008 en Kunststoffen - Richtlijnen voor hergebruik en recycling van kunststof 
afval

NEN 7550:2002/A1:2008 nl Autodemontagetechnieken - Algemene aanwijzingen
NEN 7550:2002 nl Autodemontagetechnieken - Algemene aanwijzingen
NEN 7551:2002 nl Autodemontagetechnieken - Demontage van koelvloeistof uit autowrakken

NEN 7552:2002/A1:2004 nl Autodemontagetechnieken - Demontage van PUR-schuim en kokoshaar 
uit autowrakken

NEN 7552:2002 nl Autodemontagetechnieken - Demontage van PUR-schuim en kokoshaar 
uit autowrakken
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NEN 7553:2003 nl Autodemontagetechnieken - Demontage van afgewerkte olie uit 
autowrakken

NEN 7554:2003 nl Autodemontagetechnieken - Demontage van glas uit autowrakken

NEN-EN 805:2000 en Watervoorziening - Eisen aan distributiesystemen buitenshuis
NEN-EN 12502-1:2005 en Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor de beoordeling 

van corrosiewaarschijnlijkheid in water en opslagsystemen - Deel 1: 
Algemeen

NEN-EN 12502-2:2005 en Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor de beoordeling 
van corrosiewaarschijnlijkheid in water en opslagsystemen - Deel 2: 
Invloed van factoren op koper en koperlegeringen

NEN-EN 12502-3:2005 en Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor de beoordeling 
van corrosiewaarschijnlijkheid in water en opslagsystemen - Deel 3: 
Invloed van factoren op thermisch verzinkt ijzer en staal

NEN-EN 12502-4:2005 en Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor de beoordeling 
van corrosiewaarschijnlijkheid in water en opslagsystemen - Deel 4: 
Invloed van factoren op corrosievast staal

NEN-EN 12502-5:2005 en Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor de beoordeling 
van corrosiewaarschijnlijkheid in water en opslagsystemen - Deel 5: 
Invloed van factoren op gietijzer, ongelegeerde en laag-gelegeerd ijzer en 
staal

NEN-EN-ISO 10634:1995 en Water - Richtlijn voor de voorbereiding en de behandeling van moeilijk in 
water oplosbare organische stoffen voor de opvolgende evaluatie van hun 
biologische afbreekbaarheid in een waterig medium

ENV-ISO 13530:1998 en Water - Leidraad voor de analytische kwaliteitscontrole voor analyse van 
water

NEN-EN-ISO 15839:2006 en Water - On-line sensoren en monitoren voor water - Specificaties en 
prestatieproeven

NPR 6400:1988 nl Water - Algemene richtlijnen voor moleculaire-absorptiefotometrie
NPR 6416:1995 nl Atomaire-absorptiespectrometrie - Vlamtechniek - Algemene richtlijnen

NPR 6417:1997 nl Atomaire-absorptie-spectrometrie - Grafietoventechniek - Algemene 
richtlijnen

NPR 6425:1995 nl Atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma - 
Algemene richtlijnen

NPR 6500:1990 nl Water - Grondslagen van en algemene richtlijnen voor het gebruik van ion-
selectieve elektroden

NEN 6599:1991 nl Water - Termen en definities
NEN 6603:2010 nl Milieu en voedingsmiddelen - Eerstelijnscontrole met controlekaarten 

voor chemische en microbiologische analyses
NPR 6650:1991 nl Water - Grondslagen van en algemene richtlijnen voor het uitvoeren van 

doorstroomanalyses

NEN-EN 14968:2006 en Semantiek voor gegevensuitwisseling op het gebied van grondwater
NEN-EN-ISO 5667-19:2004 en Water - Monsterneming - Deel 19: Richtlijn voor monsterneming van 

sediment in zeewater
NEN-EN-ISO 16665:2005 en Water - Richtlijnen voor kwantitatieve bemonstering en 

monsterbehandeling van macro-invertebraten in marien zacht substraat

NEN-EN-ISO 19493:2007 en Water - Richtlijn voor marien biologisch onderzoek van litorale en 
sublitorale verharde bodem

NEN 6575:1984 nl Regenwater - Monsterneming van de depositie
NEN 6584:1987 nl Regenwater - Termen en definities

13.060.01 - Waterkwaliteit, algemeen

13.060.10 - Water van natuurlijke oorsprong
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NEN 6585:1988 nl Regenwater - Monsterneming van de natte depositie
NPR 6593:1994 nl Regenwater - Aanpassing van waternormen voor de bepaling van het 

gehalte aan metalen op basis van algemene waternormen

NEN-EN 806-3:2006 en Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen - Deel 3: 
Leidingdimensionering - Vereenvoudigde methode

NEN-EN 878:2004 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Aluminiumsulfaat

NEN-EN 881:2004 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Aluminiumchloride (monomeer), 
aluminiumchloridehydroxide (monomeer) en 
aluminiumchloridehydroxidesulfaat (monomeer)

NEN-EN 882:2004 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Natriumaluminaat

NEN-EN 883:2004 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Polyaluminiumchloridehydroxide en 
polyaluminiumchloridehydroxidesulfaat

NEN-EN 885:2004 en Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Polyaluminiumhydroxidechloridesilicaat

NEN-EN 886:2004 en Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Polyaluminium hydroxide silicaat sulfaat

NEN-EN 887:2004 en Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Aluminiumijzer (III) sulfaat

NEN-EN 888:2004 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - IJzer (III) chloride

NEN-EN 889:2004 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - IJzer (II) sulfaat

NEN-EN 890:2004 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Vloeibaar IJzer (III) sulfaat

NEN-EN 891:2004 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - IJzer (III) chloridesulfaat

NEN-EN 899:2009 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Zwavelzuur

NEN-EN 900:2007 en Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Calciumhypochloriet

NEN-EN 901:2007 en Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Natriumhypochloriet

NEN-EN 935:2004 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Aluminiumijzer(III) chloride en aluminiumijzer(III) 
chloridehydroxide (monomeer)

NEN-EN 937:2009 en Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Chloor

NEN-EN 973:2009 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Natriumchloride voor de regeneratie van ionenuitwisselaars

NEN-EN 1017:2008 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Dolomiet (half gebrand)

NEN-EN 1017:2008/C1:2009 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Dolomiet (half gebrand)

NEN-EN 1018:2006 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Calciumcarbonaat

NEN-EN 1018:2006/C1:2007 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Calciumcarbonaat

NEN-EN 1197:2006 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Monozinkfosfaatoplossing

13.060.20 - Drinkwater
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NEN-EN 1198:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Natriumdiwaterstoffosfaat

NEN-EN 1199:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Dinatriumwaterstoffosfaat

NEN-EN 1200:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Natriumfosfaat

NEN-EN 1201:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Kaliumdiwaterstoffosfaat

NEN-EN 1202:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Dikaliumwaterstoffosfaat

NEN-EN 1203:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Trikaliumfosfaat

NEN-EN 1204:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Calcium tetrawaterstof in orthofosfaat

NEN-EN 1205:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Dinatriumdiwaterstofpyrofosfaatzuur

NEN-EN 1206:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water voor menselijke consumptie - 
Tetranatriumpyrofosfaat

NEN-EN 1207:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijk 
consumptie - Tetrakalium pyrofosfaat

NEN-EN 1208:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Natriumcalciumpolyfosfaat

NEN-EN 1210:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Natriumtripolyfosfaat

NEN-EN 1211:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Kaliumtripolyfosfaat

NEN-EN 1212:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Natriumpolyfosfaat

NEN-EN 1278:2010 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Ozon

NEN-EN 1302:1999 en Chemicaliën gebruikt voor behandeling van water bestemd voor 
menselijke consumptie - Op aluminium gebaseerde coaguleringsmiddelen -
Analytische methoden

NEN-EN 1302:1999/C1:2002 en Chemicaliën gebruikt voor behandeling van water bestemd voor 
menselijke consumptie - Op aluminium gebaseerde coaguleringsmiddelen -
Analytische methoden

NEN-EN 1405:2009 en Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Natriumalginaat

NEN-EN 1406:2009 en Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Gemodificeerd zetmeel

NEN-EN 1407:2008 en Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Anionisch en niet-ionisch polyacrylamiden

NEN-EN 1408:2008 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Poly(dialkyldimethylammonium chloride)

NEN-EN 1409:2008 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Polyaminen

NEN-EN 1410:2008 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Kationische polyacrylamiden

NEN-EN 1420-1:1999 en Invloed van organische materialen op water bestemd voor menselijke 
consumptie - Bepaling van de reuk en smaak van water in leidingsystemen 
- Deel 1: Beproevingsmethode

NEN-EN 1421:2005 en Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Ammoniumchloride

NEN-EN 1508:1998 en Drinkwatervoorziening - Eisen voor systemen en onderdelen voor de 
opslag van water
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NEN-EN 1717:2000 en Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in waterinstallaties en 
algemene eisen voor inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging door 
terugstroming

NEN-EN 12120:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Natriumbisulfiet

NEN-EN 12121:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Natriumdisulfiet

NEN-EN 12124:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Natriumsulfiet

NEN-EN 12125:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Natriumthiosulfaat

NEN-EN 12173:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Natriumfluoride

NEN-EN 12174:2006 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Natriumhexafluorosilicaat

NEN-EN 12175:2006 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Hexafluorokiezelzuur

NEN-EN 12485:2010 en Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Calciumcarbonaat, zuiver kalksteen met extreem hoog 
calciumgehalte en halfgebrande dolomiet - Beproevingsmethoden

NEN-EN 12518:2008 en Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Kalk met hoog calciumgehalte

NEN-EN 12671:2009 en Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - In-situ opgewekte chloordioxide

NEN-EN 12672:2008 en Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Kaliumpermanganaat

NEN-EN 12678:2008 en Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Kaliumperoxomonosulfaat

NEN-EN 12729:2002 en Beveiligingen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroming - Controleerbare terugstroombeveiliging met gereduceerde 
druk - Familie B - Type A

NEN-EN 12873-1:2003 en Invloed van materialen op water bestemd voor menselijke consumptie - 
Invloed ten gevolge van migratie - Deel 1: Beproevingsmethode voor 
fabrieksmatig vervaardigde niet-metalen en niet-cementgebonden 
producten

NEN-EN 12873-2:2005 en Invloed van materialen op water bestemd voor menselijke consumptie - 
Invloed als gevolg van migratie - Deel 2: Beproevingsmethode voor niet-
metallieke en niet-gebonden cementen voor ter plekke toegepaste 
materialen

NEN-EN 12873-3:2006 en Invloed van materialen op water bestemd voor menselijke consumptie - 
Invloed als gevolg van migratie - Deel 3: Beproevingsmethode voor 
ionenwisselaar- en adsorptieharsen

NEN-EN 12873-4:2006 en Invloed van materialen op water bestemd voor menselijke consumptie - 
Invloed als gevolg van migratie - Deel 4: Beproevingsmethode voor 
waterbehandelingsmembranen

NEN-EN 12876:2009 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Zuurstof

NEN-EN 12901:1999 en;fr;de Materialen voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Niet-organische hulp- en filtermaterialen - Definities

NEN-EN 12902:2004 en Materialen voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Anorganische filterhulp- en filtermaterialen - 
Beproevingsmethoden

NEN-EN 12903:2009 en Materialen voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Actieve koolstof in poedervorm

NEN-EN 12904:2005 en Materialen voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Silicazand en silicagrind
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NEN-EN 12905:2005 en Materialen voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Geëxpandeerd aluminiumsilicaat

NEN-EN 12907:2009 en Materialen voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Thermisch behandelde steenkoolproducten

NEN-EN 12909:2005 en Materialen voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Antraciet

NEN-EN 12910:2005 en Materialen voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Granaatzand

NEN-EN 12911:2006 en Materialen voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Mangaangroenzand

NEN-EN 12912:2005 en Materialen voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Bariet

NEN-EN 12913:2005 en Materialen voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Diatomeeënaarde in poedervorm

NEN-EN 12914:2005 en Materialen voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Perliet in poedervorm

NEN-EN 12915-1:2009 en Materialen voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Actieve koolstof in korrelvorm - Deel 1: Onbewerkte actieve 
koolstof in korrelvorm

NEN-EN 12915-2:2009 en Materialen voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Actieve koolstof in korrelvorm - Deel 2: Gereactiveerde 
actieve koolstof in korrelvorm

NEN-EN 12931:2008 en Chemicaliën van water bestemd voor menselijke consumptie - 
Chemicaliën voor gebruik in geval van calamiteit - Watervrije 
natriumdichloroisocyanuraat

NEN-EN 12932:2008 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Chemicaliën voor gebruik in geval van calamiteit - 
Natriumdichloroisocyanuraat, dihydraat

NEN-EN 12933:2008 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Chemicaliën voor noodgevallen - Trichloroisocyanuraatzuur

NEN-EN 13052-1:2001 en Invloed van materialen op water bestemd voor menselijke consumptie - 
Organische materialen - Bepaling van de kleur en troebelheid van water in 
pijpleidingsystemen - Deel 1: Beproevingsmethode

NEN-EN 13076:2003 en Middelen ter voorkoming van verontreininging van drinkwater door 
terugstroming - Ongehinderde doorstroming - Familie A - Type A

NEN-EN 13077:2008 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroming - Vrije uitloop met een niet cirkelvormige overloop 
(onbegrensd) - Familie A - Type B

NEN-EN 13078:2003 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroming - Vrije uitloop met beluchte toevoerbuis en overloop - 
Familie A-Type C

NEN-EN 13079:2003 en Inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroming - Vrije uitloop met injector - Familie A - Type D

NEN-EN 13176:2008 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Ethanol

NEN-EN 13194:2008 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Azijnzuur

NEN-EN 13433:2006 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroom - Mechanische onderbrekers, direct gestuurd - Familie G, type 
A

NEN-EN 13434:2006 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroim - Mechanische onderbrekers, hydraulisch gestuurd - Familie 
G, Type B

Pagina 38 van 353



NEN-EN 13443-1:2003+A1:2007 en Apparatuur voor het conditioneren van drinkwater binnen gebouwen - 
Mechanische filters - Deel 1: Deeltjesgrootte van 80 µm tot 150 µm - 
Eisen voor prestaties, veiligheid en beproevingen

NEN-EN 13443-2:2005+A1:2007 en Apparatuur voor het conditioneren van drinkwater binnen gebouwen - 
Mechanische filters - Deel 2: Deeltjesgrootte van 1 µm tot minder dan 80 
µm - Eisen voor functioneren, veiligheid en beproeving

NEN-EN 13753:2009 en Materialen voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Geactiveerd aluminiumoxide granulaat

NEN-EN 13754:2009 en Materialen voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Bentoniet

NEN-EN 14095:2004 en Waterkwaliteit in gebouwen - Elektrolytische doseringssystemen met 
aluminium anodes - Eisen voor prestaties, veiligheid en beproeving

CWA 14247:2001 en Membranen voor de behandeling van water - Invloed van materialen op 
water bestemd voor menselijke consumptie - Beproevingsmethoden

NPR-CR 14269:2001 en Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Richtlijnen voor de aankoop

NEN-EN 14368:2003 en Producten gebruikt voor de behandeling van water bestemd voor 
menselijke consumptie - Mangaandioxide gecoat kalksteen

NEN-EN 14369:2003 en Producten gebruikt voor de behandeling van water bestemd voor 
menselijke consumptie - IJzer gecoat geactiveerd aluminaat-granulaat

NEN-EN 14395-1:2004 en Invloed van organische materialen op water bestemd voor menselijke 
consumptie - Organoleptische beoordeling van water in voorraadsystemen -
Deel 1: Beproevingsmethode

NEN-EN 14451:2005 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroom - In-line anti-vacuümklep DN 8 tot DN 80 - Familie D - Type 
A

NEN-EN 14452:2005 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroom - Pijponderbreker met atmosferische ontluchting en bewegend 
element DN 10 tot DN 20 - Familie D, Type B

NEN-EN 14453:2005 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroom - Pijponderbreker met permanente atmosferische ontluchting 
DN 10 tot DN 20 - Familie D, Type C

NEN-EN 14454:2005 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroming - Slangkoppeling met terugstroombeveiliging DN 15 tot DN 
32 - Familie H, type A

NEN-EN 14455:2005 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroming - Onder druk staande luchtinlaatkleppen DN 15 tot DN 50 - 
Familie L, type A en type B

NEN-EN 14506:2005 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroming - Automatische omleiding - Familie H, type C

NEN-EN 14622:2005 en Terugstroombeveiligingen voor drinkwater - Vrije uitloop met ronde 
overloop (begrensd) - Familie A, Type F

NEN-EN 14623:2005 en Terugstroombeveiligingen voor drinkwater - Vrije uitloop met minimum 
cirkeloverloop (verifiëren van metingbeproeving) - Familie A, Type G

NEN-EN 14652:2005+A1:2007 en Apparatuur voor het conditioneren van drinkwater in gebouwen - 
Membraanscheidingstoestellen - Eisen voor functioneren, veiligheid en 
beproeving

NEN-EN 14664:2004 en Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - IJzer(III)sulfaat, granulaat

NEN-EN 14718:2006 en Invloed van organische materialen op water bestemd voor menselijke 
consumptie - Bepaling van het chloorverbruik - Beproevingsmethode
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NPR-CEN/TR 14740:2004 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Ozon-productie - Richtlijnen voor installaties en minimale 
functionele eisen

NEN-EN 14805:2008 en Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Natriumchloride voor elektrochlorering ter plaatse voor niet 
membraan technologie

NEN-EN 14812:2005+A1:2007 en Waterbehandelingsapparatuur binnen gebouwen - Chemische 
doseringssystemen - Vooraf ingestelde doseringssystemen - Eisen voor 
functioneren, veiligheid en beproeving

NEN-EN 14897:2006+A1:2007 en Waterbehandelingsapparatuur binnen gebouwen - UV-apparatuur op basis 
van lage druk kwik - Eisen voor functioneren, veiligheid en beproeving

NEN-EN 14898:2006+A1:2007 en Apparatuur voor het conditioneren van drinkwater binnen gebouwen - 
Actieve media filters - Eisen voor functioneren, veiligheid en beproeving

NEN-EN 14944-1:2006 en Invloed van met cementeuse producten op water bestemd voor menselijke 
consumptie - Beproevingsmethoden - Deel 1: Invloed van fabrieksmatig 
vervaardigde cementeuse producten op organoleptische parameters

NEN-EN 14944-3:2007 en Invloed van cementeuse producten op water bestemd voor menselijke 
consumptie - Beproevingsmethoden - Deel 3: Migratie van bestanddelen 
uit fabrieksmatig vervaardigde cementeuse producten

NEN-EN 15028:2006 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Natriumchloraat

NEN-EN 15029:2006 en Producten voor behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - IJzer(III)hydroxyde-oxyde

NEN-EN 15030:2006 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Zilverzout voor het conserveren van drinkwater dat maar 
periodiek wordt gebruikt

NEN-EN 15030:2006/C1:2009 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Zilverzout voor het conserveren van drinkwater dat maar 
periodiek wordt gebruikt

NEN-EN 15039:2006 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Antiscalants voor membranen - Polycarboxyl-zuren en 
zouten

NEN-EN 15040:2006 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Antiscalants voor membranen - Fosforzuren en -zouten

NEN-EN 15041:2006 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Antiscalanten voor membranen - Polyfosfaten

NPR-CEN/TR 15356-1:2006 en Validatie en interpretatie van analytische methoden, migratiebeproeving 
en analytische gegevens voor materialen en artikelen in contact met 
voedingsmiddelen - Deel 1: Algemene overwegingen

NEN-EN 15482:2007 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Natriumpermanganaat

NEN-EN 15664-1:2008 en Invloed van metallische materialen op water bestemd voor menselijke 
consumptie - Dynamische test met buizenopstelling ter beoordeling van de 
metaalafgifte - Deel 1: Ontwerp en bediening

NEN-EN 15664-2:2010 en Invloed van metallische materialen op water bestemd voor menselijke 
consumptie - Dynamische test met buizenopstelling ter beoordeling van de 
metaalafgifte - Deel 2: Testwater

NEN-EN 15845:2010 en Papier en karton - Bepaling van de cytotoxiciteit van waterige extracten
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NEN-EN 15848:2010 en Waterbehandelingsinstallaties in gebouwen - Regelbare chemische 
doseringssystemen - Eisen voor functioneren, veiligheid en beproeving

NEN-EN 15975-1:2011 en Veiligheid van drinkwater levering - Richtlijnen voor risico- en 
crisismanagement - Deel 1: Crisismanagment

NEN-ISO 5667-5:2007 en Water - Monsterneming - Deel 5: Richtlijn voor monsterneming van 
drinkwater van waterproductiebedrijven en pijpleiding-distributiesystemen

NEN-ISO 24510:2008 en Dienstverlening op het gebied van drinwatervoorziening en 
afvalwatervoorziening - Richtlijnen voor het beoordelen en verbeteren van 
de dienstverlening aan de gebruikers

NEN-ISO 24512:2008 en Dienstverlening op het gebied van drinkwatervoorziening en 
afvalwatervoorziening - Richtlijnen voor het managen van de 
drinkwatervoorziening en het beoordelen van de dienstverlening

NEN-EN 12952-12:2003 en Ketels met pijpen en hulpinstallaties - Deel 12: Eisen voor kwaliteit van 
boilervoedingswater en boilerwater

NEN-EN 12953-10:2003 en Vlampijpketels - Deel 10: Eisen voor kwaliteit van voedingswater en 
boilerwater

NEN-EN 15032:2006+A1:2008 en Chemicaliën voor de behandeling van zwembadwater - 
Trichloorisocyanuurzuur

NEN-EN 15073:2006+A1:2008 en Chemicaliën voor de behandeling van zwembadwater - 
Natriumdichloroisocyanuraat, dihydraat

NEN-EN 15075:2006 en Chemicaliën voor de behandeling van zwembadwater - 
Natriumwaterstofcarbonaat

NEN-EN 15076:2006 en Chemicaliën voor de behandeling van zwembadwater - Natriumhydroxide

NEN-EN 15362:2007 en Chemicaliën voor de behandeling van zwembadwater - Natriumcarbonaat

NEN-EN 15363:2007 en Chemicaliën voor de behandeling van zwembadwater - Chloor
NEN-EN 15513:2007 en Chemicaliën voor de behandeling van zwembadwater - Koolstofdioxide

NEN-EN 15514:2007 en Chemicaliën voor de behandeling van zwembadwater - Zoutzuur

NEN-EN 476:1998 en Binnen- en buitenrioleringen onder vrij verval - Algemene eisen voor 
onderdelen

NEN-EN 476:2011 en Algemene eisen voor rioleringsonderdelen
NEN-EN 588-2:2002 en Vezelcementbuizen voor rioleringen onder vrij verval - Deel 2: Putten

NEN-EN 858-2:2003 en Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en 
benzine) - Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, 
functionering en onderhoud

NEN-EN 872:2005 en Water - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen - Methode door 
filtratie over glasvezelfilters

NEN-EN 1085:2007 en;fr;de Afvalwaterzuivering - Termen en definities
NEN-EN 1433:2002 en Afwateringsgoten voor verkeersgebieden - Classificatie, ontwerp- en 

beproevingseisen, merken en conformiteitsbeoordeling
NEN-EN 1483:2007 en Water - Bepaling van kwik - Methode met atomaire-

absorptiespectrometrie
NEN-EN 1825-1:2004/C1:2006 en;fr Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, 

merken en kwaliteitscontrole
NEN-EN 1825-1:2004 en Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, 

merken en kwaliteitscontrole
NEN-EN 1825-2:2002 en Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 2: Bepaling van nominale 

afmeting, installatie, functionering en onderhoud

13.060.25 - Water voor industrieel gebruik

13.060.30 - Afvalwater
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NEN-EN 12050-1:2001 en Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en terreinen - Eisen en 
beproevingsmethoden - Deel 1: Rioolwaterpompen

NEN-EN 12050-2:2001 en Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en terreinen - Eisen en 
beproevingsmethoden - Deel 2: Pompen voor afvalwater zonder fecaliën

NEN-EN 12050-3:2001 en Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en terreinen - Eisen en 
beproevingsmethoden - Deel 3: Rioolwaterpompen voor beperkte 
toepassing

NEN-EN 12050-4:2001 en Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en terreinen - Eisen en 
beproevingsmethoden - Deel 4: Terugslagkleppen voor afvalwater met en 
zonder fecaliën

NEN-EN 12255-1:2002 en Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 1: Algemene ontwerp- en 
constructiegrondslagen

NEN-EN 12255-3:2000/C1:2000 en Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 3: Voorbehandeling
NEN-EN 12255-3:2000 en Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 3: Voorbehandeling
NEN-EN 12255-4:2002 en Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 4: Voorbezinking
NEN-EN 12255-5:1999 en Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 5: Laguneprocessen
NEN-EN 12255-6:2002 en Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 6: Proces met actief slib
NEN-EN 12255-7:2002 en Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 7: Reactoren met biofilm
NEN-EN 12255-8:2001 en Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 8: Slibbehandeling en opslag
NEN-EN 12255-9:2002 en Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 9: Stankcontrole en ventilatie
NEN-EN 12255-10:2001 en Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 10: Veiligheidsgrondslagen
NEN-EN 12255-11:2001 en Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 11: Vereiste algemene gegevens 

voor de aanbesteding
NEN-EN 12255-12:2003 en Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 12: Controle en processturing

NEN-EN 12255-13:2003 en Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 13: Chemische behandeling - 
Afvalwaterzuivering door precipitatie/vlokvorming

NEN-EN 12255-14:2004 en Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 14: Ontsmetting
NEN-EN 12255-15:2003 en Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 15: Meting van het 

zuurstoftoevoervermogen in schoon water in beluchtingstanks van actieve 
slibinstallaties

NEN-EN 12255-16:2005 en Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 16: Fysische (mechanische) 
filtratie

NEN-EN 12566-1:2000 en Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties = 50 IE - Deel 1: Geprefabriceerde 
septictanks

NEN-EN 12566-1:2000 nl Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties = 50 IE - Deel 1: Geprefabriceerde 
septictanks

NEN-EN 12566-1:2000/A1:2004 en Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot en met 50 IE - Deel 1: 
Geprefabriceerde septictanks

NPR-CEN/TR 12566-2:2005 en Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties = 50 IE - Deel 2: 
Grondinfiltratiesystemen

NEN-EN 12566-3:2005+A1:2009 en Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot en met 50 IE - Deel 3: Vooraf 
en/of ter plaatse geassembleerde afvalwaterzuiveringsinstallaties voor 
huishoudelijk afvalwater

NEN-EN 12566-4:2007 en Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot en met 50 IE - Deel 4: Ter 
plaatse geassembleerde septictanks van geprefabriceerde onderdelen

CEN/TR 12566-5:2008 en Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot en met 50 IE - Deel 5: 
Voorbehandelde effluent filtratiesystemen

NEN-EN 14987:2006 en Kunststoffen - Beoordeling van de wegwerpkwaliteit in 
afvalwaterbehandelingsfabrieken - Beproevingsschema voor eind-
acceptatie en specificaties

NPR-CEN/TR 15128:2005 en Overzicht van Europese normen voor rehabilitatie van de buitenriolering

CWA 15897:2009 en Submerged Membrane Bioreactor (MBR) Technologie
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NEN-EN-ISO 5667-13:2011 en Water - Monsterneming - Deel 13: Richtlijn voor de monsterneming van 
slib van riolerings- en afvalwaterbehandelingsinstallaties

NEN-EN-ISO 5667-15:2009 en Water - Monsterneming - Deel 15: Richtlijn voor conservering en 
behandeling van slib en sedimentmonsters

NEN-EN-ISO 9308-1:2000/C1:2008 en Water - Detectie en enumeratie van Escherichia coli en bacteriën van de 
coligroep - Deel 1: Methode met membraanfiltratie

NEN-ISO 24510:2008 en Dienstverlening op het gebied van drinwatervoorziening en 
afvalwatervoorziening - Richtlijnen voor het beoordelen en verbeteren van 
de dienstverlening aan de gebruikers

NEN-ISO 24511:2008 en Dienstverlening op het gebied van drinkwatervoorziening en 
afvalwatervoorziening - Richtlijnen voor het managen van de 
afvalwatervoorziening en de beoordeling van de dienstverlening

NPR 8066:2010 nl Water - Monsterneming stilstaand afvalwater

NEN-EN 14395-1:2004 en Invloed van organische materialen op water bestemd voor menselijke 
consumptie - Organoleptische beoordeling van water in voorraadsystemen -
Deel 1: Beproevingsmethode

NEN-EN 15110:2006 en Water - Richtlijn voor de bemonstering van zoöplankton in stilstaand 
water

NEN-EN 15196:2006 en Water - Richtlijn voor bemonstering en behandeling van pupal exuviae 
van de Chironomidae (orde Diptera) voor ecologische beoordeling

NEN-EN 15843:2010 en Water - Richtlijn voor bepaling van de mate van modificatie in de 
hydromorfologie van rivieren

CEN/TR 16151:2011 en Water - Richtlijn voorr het ontwerpen van Multimetrische indicatoren

NEN-EN-ISO 5667-1:2007 en Water - Monsterneming - Deel 1: Richtlijn voor het opzetten van 
monsternemingsprogramma's en monsternemingstechnieken

NEN-EN-ISO 5667-3:2004 en Water - Monsterneming - Deel 3: Richtlijn voor de conservering en 
behandeling van watermonsters

NEN-ISO 5667-5:2007 en Water - Monsterneming - Deel 5: Richtlijn voor monsterneming van 
drinkwater van waterproductiebedrijven en pijpleiding-distributiesystemen

NEN-EN-ISO 5667-13:2011 en Water - Monsterneming - Deel 13: Richtlijn voor de monsterneming van 
slib van riolerings- en afvalwaterbehandelingsinstallaties

NEN-EN-ISO 5667-15:2009 en Water - Monsterneming - Deel 15: Richtlijn voor conservering en 
behandeling van slib en sedimentmonsters

NEN-EN-ISO 5667-16:1998 en Water - Monsterneming - Deel 16: Richtlijn voor het biologisch 
onderzoek van monsters

NEN-EN-ISO 5667-19:2004 en Water - Monsterneming - Deel 19: Richtlijn voor monsterneming van 
sediment in zeewater

NEN-ISO 5667-20:2008 en Water - Monsterneming - Deel 20: Richtlijn voor het gebruik van 
monsternemingsgegevens voor besluitvorming - Overeenstemming met 
drempelwaarden en classificatiesystemen

NEN-EN-ISO 5667-23:2011 en Water - Monsterneming - Deel 23: Richtlijn voor passieve monsterneming 
in oppervlaktewater

NEN-ISO 7828:1994 en Water - Methoden voor biologische bemonstering - Richtlijn voor de 
bemonstering van bentische macro-invertebraten met een schepnet

NEN-EN-ISO 9391:1995 en Water - Bemonstering van macro-invertebraten in diepe wateren - 
Richtlijn voor het gebruik van kolonisatie, kwalitatieve en kwantitatieve 
bemonsteringsapparatuur

NEN-EN-ISO 15839:2006 en Water - On-line sensoren en monitoren voor water - Specificaties en 
prestatieproeven

NEN-EN-ISO 16712:2006 en Water - Bepaling van de acute toxiciteit van sediment in zeewater of 
brakwater op vlokreeften

NEN-EN-ISO 19458:2007 en Water - Monsterneming voor microbiologisch onderzoek

13.060.45 - Onderzoek van water, algemeen
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NEN 5625:2009 nl Radioactiviteitsmetingen - Monsterneming en monsterconservering van 
water en daarin onopgeloste stoffen

NEN 5744:2011 nl Bodem - Monsterneming van grondwater
NEN 5861:1999 nl Milieu - Procedures voor de monsteroverdracht
NEN 5878:2006 nl Milieu - Onderzoek van fysische en chemische parameters in onbekende 

vaste en vloeibare monstermatrices
NEN 6447:1979 nl Monstervoorbehandeling van slib of slibhoudend water voor de bepaling 

van elementen met atomaire-absorptiespectrofotometrie - Ontsluiting met 
salpeterzuur en perchloorzuur

NEN 6464:1981 nl Water - Monstervoorbehandeling van slib of slibhoudend water voor de 
bepaling van elementen van atomaire-absorptiespectrometrie - Ontsluiting 
met salpeterzuur en zwavelzuur

NPR 6528:1986 nl Ketelwater - Aanwijzingen voor het eenvoudig onderzoek van 
waterzijdige afzettingen

NPR 6529:1987/C1:1987 nl Ketelwater - Monsterneming
NPR 6529:1987 nl Ketelwater - Monsterneming
NPR 6540:1995 nl Ketelwater - Algemene aanbevelingen voor het uitvoeren van onderzoek

NEN 6600-1:2009 nl Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater
NEN 6600-2:2009 nl Water - Monsterneming - Deel 2: Oppervlaktewater
NPR 8066:2010 nl Water - Monsterneming stilstaand afvalwater

NEN-EN 903:1994 en Water - Bepaling van het gehalte aan anion-actieve detergentia met behulp 
van de methyleenblauw-index

NEN-EN 1233:1997 en Water - Bepaling van het gehalte aan chroom - Atomaire-
absorptiespectrometrische methoden

NEN-EN 1233:1997 nl Water - Bepaling van het gehalte aan chroom - Atomaire-
absorptiespectrometrische methoden

NEN-EN 1483:2007 en Water - Bepaling van kwik - Methode met atomaire-
absorptiespectrometrie

NEN-EN 1484:1997 en Water - Leidraad voor de bepaling van het gehalte aan totaal organische 
koolstof (TOC) en opgelost organisch koolstof (DOC)

NEN-EN 1484:1997 nl Water - Leidraad voor de bepaling van het gehalte aan totaal organische 
koolstof (TOC) en opgelost organisch koolstof (DOC)

NEN-EN 1899-1:1998 en Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen 
(BODn) - Deel 1: Verdunnings- en entmethode met toevoeging van 
allylthioreum

NEN-EN 1899-1:1998 nl Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen 
(BODn) - Deel 1: Verdunnings- en entmethode met toevoeging van 
allylthioreum

NEN-EN 1899-2:1998 nl Waterkwaliteit - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n 
dagen (BODn) - Deel 2: Methode voor onverdunde monsters

NEN-EN 1899-2:1998 en Waterkwaliteit - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n 
dagen (BODn) - Deel 2: Methode voor onverdunde monsters

NEN-EN 12260:2003 en Water - Bepaling van het stikstofgehalte - Bepaling van het gehalte aan 
gebonden stikstof (TN sub b), na oxidatie tot stikstof oxiden

NEN-EN 12338:1998 en Water - Bepaling van het gehalte aan kwik - Methoden na verrijking door 
amalgamatie

NEN-EN 12673:1999 en Water - Gaschromatografische bepaling van een aantal geselecteerde 
chloorfenolen in water

NEN-EN 12918:1999 en Water - Bepaling van parathion, parathionmethyl en enkele andere 
organofosforverbindingen in water met dichloormethaanextractie en 
gaschromatografische analyse

NEN-EN 13577:2007 en Chemische aantasting van beton - Bepaling van het gehalte aan agressieve 
koolstofdioxide in water

13.060.50 - Onderzoek van water. Chemische eigenschappen
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NEN-EN 14207:2003 en Water - Bepaling van epichloorhydrine
NEN-EN 14486:2005 en Water - Detectie van humane enterovirussen door "monolayer plaque 

assay"
NEN-EN 15216:2007 en Karakterisering van afval - Bepaling van het gehalte aan totaal opgeloste 

stof (TDS) in water en eluaten
NEN-ISO 5663:1993 en Water - Bepaling van het gehalte aan Kjeldahl-stikstof - Methode na 

mineralisatie met seleen
NEN-ISO 5664:2004 en Water - Bepaling van ammonium - Destillatie en titratie methode
NEN-ISO 5813:1993 en Water - Bepaling van het gehalte aan opgeloste zuurstof - Iodometrische 

methode
NEN-ISO 5814:1993 en Water - Bepaling van het gehalte aan opgeloste zuurstof - 

Elektrochemische methode
NEN-EN-ISO 5961:1995 nl Water - Bepaling van het cadmiumgehalte met de atomaire-

absorptiespectrometrie
NEN-ISO 6059:2005 en Water - Bepaling van de som van calcium en magnesium - EDTA 

titrimetrische methode
NEN-ISO 6332:2004 en Water - Bepaling van ijzer - Spectrometrische methode met gebruik van 

1,10-fenantroline
NEN-ISO 6333:1988 nl Water - Bepaling van het gehalte aan mangaan - Spectrofotometrische 

methode met formaldoxim
NEN-EN-ISO 6468:1997 en Water - Bepaling van het gehalte aan organochloor-bestrijdingsmiddelen, 

polychloorbifenylen en chloorbenzenen - Gaschromatografische methode 
na vloeistof/vloeistof- extractie

NEN-ISO 6777:1993 en Water - Bepaling van het gehalte aan nitriet - Moleculaire-
absorptiespectrometrische methode

NEN-EN-ISO 6878:2004 en Water - Bepaling van fosfor - Ammoniummolybdaat spectometrische 
methode

NEN-ISO 7150-1:2002 en Water - Bepaling van ammonium - Deel 1: Handmatige spectrometrische 
methode

NEN-EN-ISO 7393-1:2000/C1:2001 en Water - Bepaling van het vrije chloorgehalte en het totale chloorgehalte - 
Deel 1: Titrimetrische methode met gebruik van N,N-diethyl-1,4-
phenylenediamine

NEN-EN-ISO 7393-1:2000 en Water - Bepaling van het vrije chloorgehalte en het totale chloorgehalte - 
Deel 1: Titrimetrische methode met gebruik van N,N-diethyl-1,4-
phenylenediamine

NEN-EN-ISO 7393-2:2000 en Water - Bepaling van het vrije chloorgehalte en het totale chloorgehalte - 
Deel 2: Colorimetrische methode met gebruik van N,N-diethyl-1,4-
phenylenediamine, voor routine controledoeleinden

NEN-EN-ISO 7393-3:2000 en Water - Bepaling van het vrije chloorgehalte en het totale chloorgehalte - 
Deel 3: Jodometrische titratiemethode voor de bepaling van het totale 
chloorgehalte

NEN-ISO 7890-3:1999 en Water - Bepaling van het gehalte aan nitraat - Deel 3: Spectrometrische 
methode met zwavelsalicylzuur

NEN-EN-ISO 7980:2000 en Water - Bepaling van calcium en magnesium - Atomaire absorptie 
spectrometrische methode

NEN-ISO 7981-1:2005 en Water - Bepaling van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) - 
Deel 1: Bepaling van zes PAK met hoge prestatiedunnelaagchromatografie 
met fluorescentiedetectie na vloeistof-vloeistofextractie

NEN-ISO 7981-2:2005 en Water - Bepaling van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) - 
Deel 2: Bepaling van zes PAK met hogeprestatievloeistofchromatografie 
met fluorescentiedetectie na vloeistof-vloeistofextractie

NEN-EN-ISO 9377-2:2000 en Water - Bepaling van de minerale-olie-index - Deel 2: Methode met 
vloeistofextractie en gas-chromatografie
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NEN-EN-ISO 9562:2004 en Water - Bepaling van adsorbeerbare organisch gebonden halogenen 
(AOX)

NEN-EN-ISO 9963-1:1996 en Water - Bepaling van de alkaliniteit - Deel 1: Bepaling van de totale en de 
samengestelde alkaliniteit

NEN-EN-ISO 9963-2:1996 en Water - Bepaling van de alkaliniteit - Deel 2: Bepaling van de 
carbonaatalkaliniteit

NEN-EN-ISO 10301:1997 en Water - Bepaling van zeer vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen - 
Gaschromatografische methoden

NEN-EN-ISO 10304-1:2009 en Water - Bepaling van opgeloste anionen met vloeistofionchromatografie - 
Deel 1: Bepaling van bromide, chloride, fluoride, nitraat, nitriet, fosfaat en 
sulfaat

NEN-EN-ISO 10304-3:1997 en Water - Bepaling van opgeloste anionen met vloeistofionchromatografie - 
Deel 3: Bepaling van chromaat, jodide, sulfiet, thiocyanaat en thiosulfaat

NEN-EN-ISO 10304-4:1999 en Water - Bepaling van opgeloste anionen met vloeistofionchromatografie - 
Deel 4: Bepaling van het gehalte aan chloraat, chloride en chloriet in water 
met een lichte verontreiniging

NEN-ISO 10523:2008 en Water - Bepaling van de pH
NEN-EN-ISO 10695:2000 en Water - Bepaling van het gehalte aan geselecteerde organostikstof- en 

organofosforverbindingen - Gaschromatografische methoden
NEN-ISO 11083:2006 en Water - Bepaling van chroom (VI) - Spectrometrische methode met 1,5-

difenylcarbazide
NEN-EN-ISO 11369:1997 en Water - Bepaling van een aantal bestrijdingsmiddelen - Methode met 

gebruik van hogedruk-vloeistofchromatografie met UV-detectie na een 
vast-vloeistofextractie

NEN-EN-ISO 11732:2005 en Water - Bepaling van ammonium stikstof - Methode voor 
doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrometrische detectie

NEN-EN-ISO 11885:2009 en Water - Bepaling van geselecteerde elementen met atomaire-
emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES)

NEN-EN-ISO 11905-1:1998 nl Water - Bepaling van het stikstofgehalte - Deel 1: Bepaling aan de hand 
van oxidatieve destructie met peroxodisulfaat

NEN-EN-ISO 11969:1997 nl Water - Bepaling van het arseengehalte - Methode met atomaire-
absorptiespectrometrie (hydridetechniek)

NEN-EN-ISO 12020:2000 en Water - Bepaling van het gehalte aan aluminium - Atomaire-
absorptiespectrometrische methoden

NEN-EN-ISO 13395:1997 nl Water - Bepaling van het stikstofgehalte in de vorm van nitriet en in de 
vorm van nitraat en de som van beide met doorstroomanalyse (CFA en 
FIA) en spectrometrische detectie

NEN-EN-ISO 14402:1999 en Water - Bepaling van de fenolindex met doorstroomanalyse (FIA en CFA)

NEN-EN-ISO 14403:2002 en Water - Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan vrij 
cyanide met behulp van continue doorstroomanalyse

NEN-EN-ISO 14911:1999 en Water - Bepaling van opgeloste Li+, Na+, NH4 +, K+, Mn²+, Ca²+, Mg²+, 
Sr²+ en Ba²+ met ionchromatografie - Methode voor water en afvalwater

NEN-EN-ISO 15061:2001 en Water - Bepaling van opgelost bromaat - Methode met 
vloeistofchromatografie van ionen

NEN-EN-ISO 15586:2003 en Water - Bepaling van sporenelementen met behulp van atomaire 
absorptiespectrometrie met grafietoventechniek

NEN-EN-ISO 15587-1:2002 en Water - Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water 
- Deel 1: Koningswater ontsluiting

NEN-EN-ISO 15587-2:2002 en Water - Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water 
- Deel 2: Ontsluiting met salpeterzuur
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NEN-EN-ISO 15680:2003 en Water - Gaschromatografische bepaling van een aantal monocyclische 
aromatische koolwaterstoffen, naftaleen en verscheidene gechloreerde 
verbindingen met 'purge-and-trap' en thermische desorptie

NEN-EN-ISO 15681-1:2005 en Water - Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en het totale gehalte aan 
fosfor met behulp van doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 1: 
Methode met een doorstroominjectiesysteem (FIA)

NEN-EN-ISO 15681-2:2005 en Water - Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en het totale gehalte aan 
fosfor met behulp van doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 2: 
Methode met een continu doorstroomanalysesysteem (CFA)

NEN-EN-ISO 15682:2001 en Water - Bepaling van het gehalte aan chloride met doorstroomanalyse 
(CFA en FIA) en fotometrische of potentiometrische detectie

NEN-ISO 15705:2003 en Water - Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (ST-COD) - 
Kleinschalige gesloten buis methode

NEN-EN-ISO 15913:2003 en Water - Bepaling van geselecteerde fenoxyalkaanherbicide , inclusief 
bentazonen en hydroxybenzonitrillen met gaschromatografie en 
massaspectrometrie na vastefase-extractie en derivatisering

NEN-EN-ISO 16264:2004 en Water - Bepaling van oplosbare silicaten met behulp van een 
doorstroomanalysesysteem (FIA en CFA) en fotometrische detectie

NEN-ISO 16265:2009 en Water - Bepaling van de methyleenblauw-index (MBAS) - Methode met 
een doorstroomanalysesysteem (CFA)

NEN-EN-ISO 16588:2003 en Water - Bepaling van zes complexvormende verbindingen - 
Gaschromatografische methode

NEN-EN-ISO 16588:2003/A1:2005 en Water - Bepaling van zes complexvormende verbindingen - 
Gaschromatografische methode

NEN-EN-ISO 17294-1:2006 en Water - Toepassing van massaspectrometrie met inductief gekoppelde 
plasma (ICP-MS) - Deel 1: Algemene richtlijnen

NEN-EN-ISO 17294-2:2004 en Water - Toepassing van massaspectrometrie met inductief gekoppelde 
plasma (ICP-MS) - Deel 2: Bepaling van 62 elementen

NEN-EN-ISO 17353:2005 en Water - Bepaling van geselecteerde organotinverbindingen - 
Gaschromatografische methode

NEN-EN-ISO 17495:2003 en Water - Bepaling van de geselecteerde nitrofenolen - Methode door vaste 
stofextractie en gaschromatografie met massaspectrometrische detectie

NEN-EN-ISO 17852:2008 en Water - Bepaling van kwik - Methode met atomaire 
fluorecentiespectometrie

NEN-EN-ISO 17993:2004 en Water - Bepaling van 15 polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK) in water met HPLC met fluorescentiedetectie na vloeistof-vloeistof 
extractie

NEN-ISO 18073:2004 en Water - Bepaling van tetra- tot octa-gechloreerde dioxinen en furanen - 
Methode met isotoopverdunning-HRGC/HRMS

NEN-EN-ISO 18412:2006 en Water - Bepaling van chroom (VI) - Fotometrische methode voor zwak 
verontreinigd water

NEN-EN-ISO 18856:2005 en Water - Bepaling van geselecteerde ftalaten met gebruik van 
gaschromatografie/massaspectrometrie

NEN-EN-ISO 18857-1:2006 en Water - Bepaling van geselecteerde alkylfenolen - Deel 1: Methode voor 
niet-gefiltreerde monsters met vloeistofextractie en gaschromatografie met 
massaselectieve detectie

NEN-ISO 20179:2005 en Water - Bepaling van microcystinen - Methode met vastefase- extractie 
(SPE) en hogeprestatievloeistofchromatografie (HPLC) met 
ultravioletdetectie (UV)

NEN-EN-ISO 22032:2009 en Water - Bepaling van geselecteerde polybroomdifenylethers in sediment 
en rioleringsslib - Methode met extractie en 
gaschromatografie/massaspectrometrie
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NEN-EN-ISO 22478:2006 en Water - Bepaling van bepaalde explosieven en verwante stoffen - Methode 
met hogeprestatievloeistofchromatografie (HPLC) en UV-detectie

NEN-ISO 22743:2006/C1:2007 en Water - Bepaling van sulfaat met een doorstroomanalysesysteem (CFA)

NEN-ISO 22743:2006 en Water - Bepaling van sulfaat met een doorstroomanalysesysteem (CFA)

NEN-EN-ISO 23631:2006 en Water - Bepaling van dalapon, trichloorazijnzuur en geselecteerde halo-
azijnzuren - Methode met gaschromatografie (detectie met GC-ECD en/of 
GC-MS) na vloeistof-vloeistofextractie en derivatisering

NEN-EN-ISO 23631:2006/C1:2007 en Water - Bepaling van dalapon, trichloorazijnzuur en geselecteerde halo-
azijnzuren - Methode met gaschromatografie (detectie met GC-ECD en/of 
GC-MS) na vloeistof-vloeistofextractie en derivatisering

NEN-EN-ISO 23913:2009 en Water - Bepaling van chromium (IV) - Methode met doorstroomanalyse 
(FIA en CFA) en spectrometrische detectie

NEN-ISO 29441:2010 en Water - Bepaling van totaal stikstof na UV-destructie - Methode met 
doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrofotometrische detectie

NPR 6400:1988 nl Water - Algemene richtlijnen voor moleculaire-absorptiefotometrie
NEN 6401:1991 nl Water - Bepaling van het halogeengehalte van vluchtige 

organohalogeenverbindingen (VOX)
NEN 6402:2010 nl Water - Bepaling van het halogeengehalte van niet-vluchtige extraheerbare 

organohalogeenverbindingen (EOX)
NEN 6403:1998 nl Waterkwaliteit - Bepaling van N-methylcarbamaten in water met hogedruk

vloeistofchromatografie
NVN 6404:2000 nl Water - Bepaling van het gehalte aan ethyleenthioureum in leiding-, 

oppervlakte- en grondwater met gaschromatografie
NPR 6416:1995 nl Atomaire-absorptiespectrometrie - Vlamtechniek - Algemene richtlijnen

NPR 6417:1997 nl Atomaire-absorptie-spectrometrie - Grafietoventechniek - Algemene 
richtlijnen

NVN 6419:2008 nl Protocol voor de bereiding van synthetische laboratoriummonsters voor 
organische componenten in grond- en oppervlaktewater

NPR 6425:1995 nl Atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma - 
Algemene richtlijnen

NEN 6432:1993 nl Water - Bepaling van het gehalte aan arseen met behulp van atomaire-
absorptiespectrometrie (hydridegeneratietechniek) - Ontsluiting met 
salpeterzuur en zoutzuur

NEN 6433:1993 nl Water - Bepaling van het gehalte aan antimoon met behulp van atomaire-
absorptiespectrometrie (hydride-generatietechniek) - Ontsluiting met 
salpeterzuur en zoutzuur

NEN 6434:1993 nl Water - Bepaling van het gehalte aan seleen met behulp van atomaire-
absorptiespectrometrie (hydride-generatietechniek) - Ontsluiting met 
salpeterzuur en zoutzuur

NEN 6442:1979 nl Water - Vlamfotometrische bepaling van het gehalte aan natrium en 
kalium

NEN 6445:1997 nl Water en slibhoudend water - Bepaling van het kwikgehalte met atomaire-
absorptiespectrometrie (koudedamptechniek) - Ontsluiting met broom

NEN 6467:1982 nl Water - Vlamfotometrische bepaling van het gehalte aan lithium
NEN 6470:1997 nl Water - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan chloride volgens Mohr

NEN 6471:1981 nl Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan kiezelzuur
NEN 6476:1981 nl Water - Bepaling van het gehalte aan chloride door potentiometrische 

titratie
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NEN 6476:1981/A1:2010 nl Water - Bepaling van het gehalte aan chloride door potentiometrische 
titratie

NEN 6484:2007 nl Water - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen en de gloeirest 
ervan - Methode met behulp van membraanfiltratie

NEN 6486:1984 nl Water - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan koolstofdioxide
NEN 6486:1984/C1:1985 nl Water - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan koolstofdioxide
NEN 6487:1997 nl Water - Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte
NEN 6493:1987 nl Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan cyanuurzuur
NEN 6494:1984 nl Water - Enzymatische bepaling van het gehalte aan ureum in zwemwater

NEN 6495:1984 nl Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ozon
NEN 6499:2010 nl Milieu - Koepelnorm voor de bepaling van het gehalte aan opgeloste en 

onopgeloste stoffen en droge stof en de gloeiresten daarvan
NEN 6520:2006+C1:2011 nl Water - Spectrofotometrische bepaling van het gehalte aan chlorofyl-a

NEN 6520:2006/C1:2011 nl Water - Spectrofotometrische bepaling van het gehalte aan chlorofyl-a

NEN 6521:1991 nl Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan boor
NEN 6523:1990 nl Water - Een methode voor de berekening van het gehalte aan 

waterstofcarbonaat, koolstofdioxide en carbonaat uit het gehalte aan totaal 
koolstofdioxide en de pH

NEN 6526:2006 nl Water - Bepaling van de cholinesteraseremmende activiteit
NEN 6531:1986 nl Water - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan waterstofcarbonaat in 

water met een pH lager dan of gelijk aan 8,35
NEN 6532:1986 nl Water - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan waterstofcarbonaat, 

carbonaat en hydroxide in water met een pH hoger dan 8,35

NPR 6537:1988 nl Water - Toelichting bij titraties van koolstofdioxide, waterstofcarbonaat en 
carbonaat volgens NEN 6486, NEN 6531 en NEN 6532

NEN 6541:1991 nl Ketelwater - Fotometrische bepaling van het gehalte aan kiezelzuur
NEN 6542:1996 nl Ketelwater - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan vrij 

koolstofdioxide
NEN 6544:1990 nl Ketelwater - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan sulfaat
NEN 6545:1985 nl Ketelwater - Jodometrische bepaling van het gehalte aan sulfiet
NEN 6547:1986 nl Ketelwater - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan chloride 

(mercurimetrisch)
NEN 6548:1988 nl Ketelwater - Fotometrische bepaling van het gehalte aan hydrazine
NEN 6548:1988/C1:1988 nl Ketelwater - Fotometrische bepaling van het gehalte aan hydrazine
NEN 6576:1985/C1:1990 nl Regenwater - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammonium
NEN 6576:1985 nl Regenwater - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammonium
NEN 6577:1985 nl Regenwater - Fotometrische bepaling van het gehalte aan orthofosfaat

NEN 6578:2011 nl Water - Potentiometrische bepaling van het totale gehalte aan totaal 
fluoride

NEN 6579:1985 nl Regenwater - Potentiometrische bepaling van het gehalte aan 
hydroniumionen

NEN 6580:1985 nl Regenwater - Fotometrische bepaling van het gehalte aan sulfaat
NEN 6581:1985/C1:1990 nl Regenwater - UV-fotometrische bepaling van het gehalte aan nitraat
NEN 6581:1985 nl Regenwater - UV-fotometrische bepaling van het gehalte aan nitraat
NEN 6582:1985 nl Regenwater - Fotometrische bepaling van het gehalte aan chloride
NEN 6589:2005+C1:2010 nl Water - Potentiometrische bepaling van het totale gehalte aan fluoride met 

doorstroomsystemen (FIA en CFA)
NEN 6589:2005/C1:2010 nl Water - Potentiometrische bepaling van het gehalte aan totaal anorganisch 

fluoride met doorstroomsystemen (FIA en CFA)
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NVN 6590:1990 nl Regenwater - Fotometrische bepaling van het gehalte aan sulfiet met 
behulp van een doorstroominjectiesysteem

NVN 6592:1990 nl Regenwater - Fluorimetrische bepaling van het gehalte aan 
waterstofperoxide met behulp van een doorstroom-injectiemethode

NEN 6604:2007 nl Water - Bepaling van het gehalte aan ammonium, nitraat, nitriet, chloride, 
ortho-fosfaat, sulfaat en silicaat met een discreet analysesysteem en 
spectrofotometrische detectie

NEN 6608:1996 nl Water - Fotometrische bepaling van het sulfidegehalte
NEN 6642:1992 nl Water - Berekening van het totale gehalte aan stikstof
NEN 6644:1983 nl Water - Berekening van het gehalte aan vrije ammoniak
NEN 6645:2005 nl Water - Monstervoorbehandeling voor de fotometrische bepaling van de 

som van de gehalten aan ammoniumstikstof en aan organisch gebonden 
stikstof en van het totale gehalte aan fosforverbindingen met een 
doorstroomanalysesysteem - Ontsluiting met zwavelzuur en kaliumsulfaat

NEN 6646:2006 nl Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en 
van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en aan organisch 
gebonden stikstof volgens Kjeldahl met behulp van een 
doorstroomanalysesysteem

NEN 6670:2003 nl Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan met waterdamp 
vluchtige fenolen

NEN 6671:1994 nl Afvalwater en slib - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan 
petroleumether extraheerbare oliën en vetten - Soxhlet extractie

NEN 6671:1994/C1:2000 nl Afvalwater en slib - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan 
petroleumether extraheerbare oliën en vetten - Soxhlet extractie

NEN 6672:1994/C1:2000 nl Afvalwater - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan petroleumether 
extraheerbare oliën en vetten - Directe extractie

NEN 6672:1994 nl Afvalwater - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan petroleumether 
extraheerbare oliën en vetten - Directe extractie

NEN 6676:1994 nl Afvalwater - Bepaling van met petroleumether extraheerbare organische 
gebonden halogenen (EOX-AW)

NEN 6953:2005 nl Water - Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in 
water

NEN 6953:2005/A1:2007 nl Water - Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in 
water

NEN 6961:2005 nl Milieu - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur (koningswater) voor de 
bepaling van geselecteerde elementen in water, waterbodem, slib, 
slibhoudend water, luchtstof, grond en bouwstoffen

NEN 6963:2005 nl Mileu - Ontsluiting met salpeterzuur, waterstoffluoride en perchloorzuur 
voor de bepaling van geselecteerde elementen in vaste stoffen

NEN 6964:2005 nl Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,eluaten en 
destruaten - Atomaire absorptiespectrometrie met grafietoventechniek

NEN 6964:2005/C1:2006 nl Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,eluaten en 
destruaten - Atomaire absorptiespectrometrie met grafietoventechniek

NEN 6965:2005/C1:2006 nl Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en 
destruaten - Atomaire bsorptiespectrometrie met vlamtechniek

NEN 6965:2005 nl Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en 
destruaten - Atomaire-absorptiespectrometrie met vlamtechniek

NEN 6966:2005/C1:2006 nl Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en 
destruaten - Atomaire-emissie-spectrometrie met inductief gekoppeld 
plasma (ICP-AES)

Pagina 50 van 353



NEN 6966:2005 nl Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en 
destruaten - Atomaire emissiespectrometrie met inductief gekoppeld 
plasma

NVN 6982:2008 nl Bodem en water - Voorbehandeling en extractie van monsters voor de 
bepaling van matig-vluchtige organische verbindingen met GC-MS

NVN 6983:2008 nl Bodem en water - Bepaling van vluchtige organische verbindingen met 
GC-MS

NVN 6984:2008 nl Bodem en water - Bepaling van matig vluchtige organische verbindingen 
in extracten van monsters met GC-MS

NEN-EN 872:2005 en Water - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen - Methode door 
filtratie over glasvezelfilters

NEN-EN 1622:2006 en Water - Bepaling van de drempelwaarden voor geur (TON) en smaak 
(TFN)

NEN-EN-ISO 7027:2000 en Water - Bepaling van de troebelheid
NEN-EN-ISO 7887:1994 en Water - Onderzoek en bepaling van de kleur
NEN-ISO 7888:1994 en Water - Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen
NEN-EN-ISO 8467:1995 en Water - Bepaling van de permanganaatindex
NEN-ISO 10523:2008 en Water - Bepaling van de pH
NEN 6414:2008 nl Water en slib - Bepaling van de temperatuur
NEN 6420:1986 nl Water - Bepaling van het gehalte aan getritieerd water door 

vloeistofscintillatietelling
NEN 6421:2006 nl Water - Bepaling van de volumieke totale bèta-activiteit en volumieke rest-

bèta-activiteit van niet-vluchtige bestanddelen
NEN 6484:2007 nl Water - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen en de gloeirest 

ervan - Methode met behulp van membraanfiltratie
NEN 6530:1986 nl Water - De ionenbalans
NEN 6533:1990 nl Water - Bepaling van de agressiviteit ten opzichte van calciumcarbonaat 

en berekening van de verzadigingsindex
NEN 6535:1986 nl Water - Berekening of schatting van de ionensterkte
NPR 6538:1990 nl Water - Toelichting bij de bepaling van agressiviteit ten opzichte van 

calciumcarbonaat en de berekeningen ten behoeve van de ontzuring 
volgens NEN 6533 en NEN 6536

NEN 6539:1991 nl Ketelwater - Bepaling van het gehalte aan zwevende bestanddelen, de 
indamprest en hun gloeiresten

NPR 6546:1988 nl Ketelwater - Routinebepaling van het p- en m-getal
NEN 6549:1988 nl Ketelwater - Fotometrische bepaling van de totale hardheid
NEN 6587:1990/C1:1991 nl Regenwater - Bepaling van het zuur- of baseverbruik
NEN 6587:1990 nl Regenwater - Bepaling van het zuur- of baseverbruik
NEN 6591:1990 nl Regenwater - Bepaling van de soortelijke geleiding in een 

doorstroomanalysesysteem
NEN 6594:1993 nl Regenwater - Bepaling van de pH met behulp van een doorstroom-

injectiemethode
NEN 6600-3:2010 nl Water - Monsterneming - Deel 3: Zwembadwater
NEN 6606:2009 nl Water - Bepaling van de doorzichtdiepte met behulp van een schijf 

volgens Secchi
NEN 6621:1988 nl Afvalwater en slib - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste 

bestanddelen en de gloeirest daarvan - Gravimetrische methode
NEN 6621:1988/C1:1992 nl Afvalwater en slib - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste 

bestanddelen en de gloeirest daarvan - Gravimetrische methode
NEN 6623:2005 nl Water - Bepaling van de hoeveelheid bezinksel
NEN 6633:2006 nl Water en (zuiverings)slib - Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik 

(CZV)
NEN 6633:2006/A1:2007 nl Water en (zuiverings)slib - Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik 

(CZV)

13.060.60 - Onderzoek van water. Fysische eigenschappen
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NEN-EN 13946:2003 en Waterkwaliteit - Richtlijn voor de routinematige bemonstering en 
monstervoorbehandeling van benthische diatomeeën in rivieren

NEN-EN 14011:2003 en Water - Bemonstering van vis met behulp van elektriciteit
NEN-EN 14184:2003 en Waterkwaliteit - Richtlijn voor de inventarisatie van aquatische 

macrofyten in stromende wateren
NEN-EN 14407:2004 en Water - Richtlijn voor de determinatie, telling en interpretatie van 

monsters van benthische diatomeeën uit stromend water
NEN-EN 14614:2004 en Water - Richtlijn voor de beoordeling van hydromorphologische 

kenmerken van rivieren
NEN-EN 14757:2005 en Water - Bemonstering van vis met behulp van visnetten met meerdere 

maasgroottes
NEN-EN 14962:2006 en Water - Richtlijn over het toepassingsgebied en keuze van methoden voor 

monsterneming van vis
NEN-EN 14996:2006 en Water - Richtlijn voor de kwaliteitsborging van biologische en 

ecologische beoordelingen in het aquatische milieu
NEN-EN 15204:2006 en Kwaliteit van water - Richtlijn voor het tellen van fytoplankton met 

behulp van omgekeerde microscopie (Utermöhl-techniek)
NEN-EN 15460:2007 en Water - Richtlijn voor de inventarisatie van macrofyten in meren
NEN-EN 15708:2009 en Water - Richtlijn voor de inventarisatie, bemonstering en laboratorium 

analyse van fytobenthos in ondiep snelstromend water
CEN/TR 16151:2011 en Water - Richtlijn voorr het ontwerpen van Multimetrische indicatoren

NEN-EN-ISO 5667-16:1998 en Water - Monsterneming - Deel 16: Richtlijn voor het biologisch 
onderzoek van monsters

NEN-EN-ISO 6222:1999 en Water - Telling van kweekbare micro-organismen - Bepaling van het 
koloniegetal door enting in een voedingsbodem van gistextract agar

NEN-EN-ISO 6341:1996/C1:1998 en Water - Bepaling van de remming van de mobiliteit van Daphnia magna 
Straus (Cladocera, Crustacea) - Acute toxiciteitsproef

NEN-EN-ISO 6341:1996 en Water - Bepaling van de remming van de mobiliteit van Daphnia Magna 
Straus (Cladocera, Crustacea) - Acute toxiciteitsproef

NEN-ISO 6461-1:1993 en Water - Detectie en enumeratie van de sporen van sulfietreducerende 
anaerobes (clostridia) - Deel 1: Methode door middel van verrijking in een 
vloeibaar medium

NEN-ISO 6461-2:1993 en Water - Detectie en enumeratie van de sporen van sulfietreducerende 
anaerobes (clostridia) - Deel 2: Methode door middel van 
membraanfiltratie

NEN-EN-ISO 7346-1:1997 en Water - Bepaling van de acute letale toxiciteit van stoffen voor 
zoetwatervissen [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, 
Cyprinidae)] - Deel 1: Statische methode

NEN-EN-ISO 7346-2:1997 en Water - Bepaling van de acute letale toxiciteit van stoffen voor 
zoetwatervissen[Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, 
Cyprinidae)] - Deel 2: Semi-statische methode

NEN-EN-ISO 7346-3:1997 en Water - Bepaling van de acute letale toxiciteit van stoffen voor 
zoetwatervissen [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, 
Cyprinidae )] - Deel 3: Methode voor continue stroming

NEN-EN-ISO 7827:1996 en Bepaling van de totale aërobe bio-afbreekbaarheid van organische 
componenten in een waterig medium - Methode door analyse van 
opgeloste organische koolstof (DOC)

NEN-ISO 7828:1994 en Water - Methoden voor biologische bemonstering - Richtlijn voor de 
bemonstering van bentische macro-invertebraten met een schepnet

NEN-EN-ISO 7899-1:1998/C1:2000 en Water - Detectie en telling van enterococcen - Deel 1: Geminituriseerde 
methode (meest waarschijnlijke aantal) voor oppervlaktewater en 
afvalwater

13.060.70 - Onderzoek van water. Biologische eigenschappen
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NEN-EN-ISO 7899-1:1998 en Water - Detectie en telling van enterococcen - Deel 1: Geminiaturiseerde 
methode (meest waarschijnlijke aantal) voor oppervlaktewater en 
afvalwater

NEN-EN-ISO 7899-2:2000 en Water - Detectie en telling van enterococcen - Deel 2: 
Membraanfiltratiemethode

NEN-EN-ISO 8192:2007 en Water - Bepaling van de remming van het zuurstofverbruik van actief slib 
voor koolstof- en ammoniumoxidatie

NEN-ISO 8265:1994 en Water - Ontwerp en gebruik van kwantitatieve bemonsteringsapparatuur 
voor benthische macro-invertebraten op hard substraat in ondiep zoetwater

NEN-EN-ISO 8689-1:2000 en Waterkwaliteit - Biologische indeling van rivieren - Deel 1: Leidraad voor 
de beoordeling van biologische kwaliteitsgegevens uit onderzoeken van 
benthische macro-invertebraten

NEN-EN-ISO 8689-2:2000 en Waterkwaliteit - Biologische indeling van rivieren - Deel 2: Richtlijn voor 
de presentatie van biologische kwaliteitsgegevens uit onderzoeken van 
benthische macro-invertebraten

NEN-EN-ISO 8692:2004 en Waterkwaliteit - Groeiremmingsproef voor de zoetwateralgen met 
eencellige groene algen

NEN-EN-ISO 9308-1:2000/C1:2008 en Water - Detectie en enumeratie van Escherichia coli en bacteriën van de 
coligroep - Deel 1: Methode met membraanfiltratie

NEN-EN-ISO 9308-1:2000 en Water - Detectie en enumeratie van Escherichia coli en bacteriën van de 
coligroep - Deel 1: Methode met membraanfiltratie

NEN-EN-ISO 9308-3:1999/C1:2000 en Water - Detectie en enumeratie van Escherichia coli en coliform bacterie 
in oppervlaktewater en afvalwater - Deel 3: Geminiaturiseerde methode 
(meest waarschijnlijke aantal) door enting in een vloeibaar medium

NEN-EN-ISO 9308-3:1999 en Water - Bepaling en enumeratie van Escherichia coli en bacteriën van de 
coligroep in oppervlaktewater en afvalwater - Deel 3: Geminiaturiseerde 
methode (meest waarschijnlijke aantal) door enting in een vloeibaar 
medium

NEN-EN-ISO 9391:1995 en Water - Bemonstering van macro-invertebraten in diepe wateren - 
Richtlijn voor het gebruik van kolonisatie, kwalitatieve en kwantitatieve 
bemonsteringsapparatuur

NEN-EN-ISO 9408:1999 en Water - Bepaling van de totale aerobe bio-afbreekbaarheid van organische 
componenten in een waterig medium op basis van de bepaling van het 
zuurstofverbruik in een gesloten respirometer

NEN-EN-ISO 9439:2000 en Water - Bepaling van de volledige aërobe bio-afbreekbaarheid van 
organische verbindingen in een waterig medium - Methode door middel 
van analyse van vrijgekomen koolstofdioxide

NEN-EN-ISO 9509:2006 en Water - Methode voor de beoordeling van de remming van de nitrificatie 
van micro-organismen in actief slib

NEN-EN-ISO 9887:1994 en Water - Bepaling van de aërobe bio-afbreekbaarheid van organische 
componenten in een waterig medium - Methode met semicontinu 
geactiveerde slib (SCAS)

NEN-EN-ISO 9888:1999 en Water - Bepaling van de totale aërobe bio-afbreekbaarheid van organische 
componenten in een waterig medium - Statische proef (Zahn-Wellens 
methode)

NEN-EN-ISO 10253:2006 en Water - Proef voor de bepaling van het groeiremmend effect op 
zoutwateralgen met Skeletonema costatum en Phaeodactylum tricornutum

NEN-EN-ISO 10705-1:2001 en Water - Detectie en telling van bacteriofagen - Deel 1: Telling van F-
specifieke RNA-bacteriofagen

NEN-EN-ISO 10705-2:2001 en Water - Detectie en telling van bacteriofagen - Deel 2: Telling van 
somatische colifagen

NEN-ISO 10706:2000 en Water - Bepaling van de lange termijn toxiteit van stoffen op Daphnia 
magna Straus (Cladocera, Crustacea)
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NEN-EN-ISO 10707:1997 en Water - Bepaling van de totale aerobe bio-afbreekbaarheid van organische 
componenten in een waterig medium - Methode door middel van het 
biochemische zuurstofverbruik (proef met gesloten fles)

NEN-EN-ISO 10712:1996 en Water - Proef voor de bepaling van het groeiremmend effect op 
Pseudomonas putida (proef voor de Pseudomonas-
celvermeerderingsremming)

NEN-ISO 10872:2010 en Water - Bepaling van de toxiciteit van sediment- en bodemmonsters op 
groei, vruchtbaarheid en voortplanting van Caenorhabditis elegans 
(Nematoda)

NPR-ISO/TR 11044:2009 en Water quality - Scientific and technical aspects of batch algae growth 
inhibition tests

NEN-EN-ISO 11348-1:2008 en Water - Bepaling van het remmend effect van watermonsters op de emissie 
van licht door Vibrio fischeri (Proef met luminescerende bacteriën) - Deel 
1: Methode met gebruik van vers bereide bacteriën

NEN-EN-ISO 11348-2:2008 en Water - Bepaling van het remmend effect van watermonsters op de emissie 
van licht door Vibrio fischeri (Proef met luminescerende bacteriën) - Deel 
2: Methode met gebruik vloeistof-gedroogde bacteriën

NEN-EN-ISO 11348-3:2008 en Water - Bepaling van het remmend effect van watermonsters op de emissie 
van licht door Vibrio fischeri (Proef met luminescerende bacteriën) - Deel 
3: Methode met gebruik van gevriesdroogde bacteriën

NEN-EN-ISO 11733:2004 en Water - Bepaling van de totale verwijdering en bio-afbreekbaarheid van 
organische verbindingen in een waterig medium - Simulatieproef met 
actief slib

NEN-EN-ISO 11734:1998 en Water - Bepaling van de totale anaërobe bio-afbreekbaarheid van 
organische componenten in verteerd slib - Methode door meting van de 
biogasproductie

NEN-ISO 12890:2000 en Water - Bepaling van de toxiteit voor zoetwatervissen in het embryonale 
of larvenstadium - Semistatische methode

NEN-ISO 13641-1:2003 en Water - Bepaling van de remming van activiteit van anaërobe bacteriën - 
Deel 1: Algemene beproeving

NEN-ISO 13641-2:2003 en Water - Bepaling van de remming van activiteit van anaërobe bacteriën - 
Deel 2: Beproeving bij lage biomassaconcentratie

NEN-ISO 13829:2000 en Water - Bepaling van de giftigheid van water en afvalwater met de umu-
proef

NVN-ENV-ISO 13843:2001 en Water - Leidraad voor de validatie van microbiologische methoden
NEN-ISO 14442:2006 en Water - Leidraad voor bepaling van het groeiremmend effect op algen van 

slecht oplosbare stoffen, vluchtige verbindingen, metalen en afvalwater

NEN-ISO 14592-1:2003 en Water - Bepaling van de aerobe bioafbreekbaarheid van organische 
componenten in lage concentraties - Deel 1: Schudfles batchproef met 
oppervlaktewater of met oppervlaktewater/sedimentsuspensies

NEN-ISO 14592-2:2003 en Water - Bepaling van de aerobe bioafbreekbaarheid van organische 
componenten in lage concentraties - Deel 2: Rivierdoorstroommodel

NEN-EN-ISO 14593:2005 en Water - Bepaling van de aerobe bio-afbreekbaarheid van organische 
componenten in een waterig medium - Methode door analyse van 
anorganisch koolstof in gesloten flessen (CO2 hoofdruimteproef)

NEN-EN-ISO 15088:2008 en Water - Bepaling van de accute toxiciteit van afvalwater op eitjes van de 
zebravis (Danio rerio)

NPR-CEN-ISO/TR 15462:2009 en Water - Keuze van beproevingen voor de bio-afbreekbaarheid
NEN-ISO 15522:1999 en Water - Bepaling van het remmende effect van waterbestanddelen op de 

groei van micro-organismen in geactiveerd slib
NEN-ISO 15553:2006 en Water - Isolatie en identificatie van Cryptosporidium oocystsen Giardia 

cysts uit water
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NEN-ISO 16221:2001 en Water - Leidraad voor bepaling van de bioafbreekbaarheid in zeewater

NEN-EN-ISO 16266:2008 en Water - Detectie en telling van Pseunomonas aeruginosa - Methode met 
membraanfiltratie

NEN-EN-ISO 16665:2005 en Water - Richtlijnen voor kwantitatieve bemonstering en 
monsterbehandeling van macro-invertebraten in marien zacht substraat

NEN-EN-ISO 17994:2004 en Water - Criteria voor het vaststellen van gelijkwaardigheid van 
microbiologische methoden

NEN-ISO 18749:2004 en Water - Absorptie van stoffen op geactiveerd slib - Batchproef met behulp 
van gespecificeerde analytische methoden

NEN-EN-ISO 19493:2007 en Water - Richtlijn voor marien biologisch onderzoek van litorale en 
sublitorale verharde bodem

NEN-EN-ISO 20079:2006 en Water - Bepaling van de toxiciteit van componenten in water en 
afvalwater op eendenkroos (Lemna minor) - Test voor de remming van de 
groei van eendenkroos

NEN-ISO 20666:2009 Water - Bepaling van de chronische toxiciteit op Brachionus calyciflorus 
in 48 uur

NEN-ISO 21427-1:2006 en Water - Evaluatie van genotoxiciteit door meting van de inductie van 
micronuclei - Deel 1: Evaluatie van genotoxiciteit met behulp van 
amfibische larven

NEN-EN-ISO 21427-2:2009 en Water - Evaluatie van genotoxiciteit door meting van de inductie van 
micronuclei - Deel 2: "Gemengde populatie"-methode met gebruik van de 
cellijn V79

NEN-EN-ISO 21427-2:2009/C1:2009 en Water - Evaluatie van genotoxiciteit door meting van de inductie van 
micronuclei - Deel 2: "Gemengde populatie"-methode met gebruik van de 
cellijn V79

NEN-ISO 23893-1:2007 en Water - Biochemische en fysiologische bepalingen aan vis - Deel 1: 
Monsterneming van vis, behandeling en conservering van monsters

NEN 6263:2009 nl Water - Detectie en telling van Aeromonas
NEN 6265:2007 nl Water - Detectie en telling van Legionella
NPR 6266:1991 nl Bacteriologisch onderzoek van water - Toelichting bij het onderzoek naar 

de aanwezigheid en het aantal kolonievormende eenheden (KVE) van 
Legionella-bacteriën volgens NEN 6265

NPR 6267:2002 nl Toelichting bij NEN-EN-ISO 6222:1999 - Water - Telling van kweekbare 
micro-organismen - Bepaling van het koloniegetal door enting in een 
voedingsbodem van gistextractagar

NPR 6268:1995 nl Bacteriologisch onderzoek van water - Algemene principes bij 
kwaliteitsborging van bacteriologisch onderzoek van water

NEN 6269:1996 nl Bacteriologisch onderzoek van water - Onderzoek naar de aanwezigheid 
en/of het meest waarschijnlijke aantal van thermofiele Campylobacter-
bacteriën

NPR 6270:1996 nl Bacteriologisch onderzoek van water - Toelichting bij het onderzoek naar 
de aanwezigheid en/of het meest waarschijnlijke aantal van thermofiele 
Campylobacter-bacteriën

NEN 6271:1995 nl Bacteriologisch onderzoek van water - Bepaling van het gehalte 
gemakkelijk Assimileerbaar Organisch Koolstof (AOC)

NPR 6272:1995 nl Bacteriologisch onderzoek van water - Toelichting bij de bepaling van het 
gehalte gemakkelijk Assimileerbaar Organisch koolstof (AOC)

NEN 6275:1996 nl Bacteriologisch onderzoek van water - pH-meting van bacteriologische 
media

NEN 6276:1995 nl Bacteriologisch onderzoek van water - Bepaling van het koloniegetal op 
R2A-agar bij 25°C
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NPR 6277:2002 nl Toelichting bij NEN-EN-ISO 9308-1:2000 - Water - Detectie en telling 
van Escherichia coli en bacteriën van de coligroep - Deel 1 : Methode met 
membraanfiltratie

NEN 6504:1980 nl Water - Bepaling van de acute toxiciteit met behulp van Poecilia reticulata

NPR 6505:1994 nl Water - Het kweken van eencellige algen
NVN 6517:2000 nl Water - Tellen, determineren en biovolumebepaling van zoöplankton 

(Cladocera, Copepoda, Rotifera) > 50 µm en het bepalen van de 
groottestructuur van Daphnia

NEN 6520:2006+C1:2011 nl Water - Spectrofotometrische bepaling van het gehalte aan chlorofyl-a

NEN 6520:2006/C1:2011 nl Water - Spectrofotometrische bepaling van het gehalte aan chlorofyl-a

NEN 6573:1987/A1:2007 nl Bacteriologisch onderzoek van water - Onderzoek met behulp van 
membraanfiltratie naar de aanwezigheid en het aantal kolonievormende 
eenheden (KVE) van Pseudomonas aeruginosa

NEN-EN 858-1:2002 en Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en 
benzine) - Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en 
kwaliteitscontrole

NEN-EN 858-1:2002/A1:2004 en Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en 
benzine) - Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en 
kwaliteitsconstrole

CWA 15884:2008 en Environmental technology verification - Soil and groundwater site 
characterization, monitoring and remediation technologies

NEN-ISO 11074:2006 en;fr Bodem - Woordenlijst
NEN-EN-ISO 16133:2011 en Bodem - Leidraad voor de vaststelling en onderhoud van 

bewakingsprogramma's
NEN-EN-ISO 17402:2011 en Bodem - Richtlijn voor de selectie en toepassing van methoden voor de 

beoordeling van biobeschikbaarheid van verontreinigingen in bodem en 
bodemmaterialen

NEN-ISO 18589-4:2009 en Meting van radioactiviteit in het milieu - Bodem - Deel 4: Meting van 
plutoniumisotopen (plutonium 238 en plutonium 239 + 240) met 
alfaspectrometrie

NEN-ISO 18589-5:2009 en Meting van radioactiviteit in het milieu - Bodem - Deel 5: Meting van 
strontium 90

NEN-ISO 18589-6:2009 en Meting van radioactiviteit in het milieu - Bodem - Deel 6: Meting van de 
totale alfa- en totale beta-activiteit

NEN-EN-ISO 25177:2011 en Bodem - Bodembeschrijving in het veld
NEN 5707:2003 nl Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem
NEN 5707:2003/C1:2006 nl Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem
NEN 5725:2009 nl Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 

verkennend en nader onderzoek
NTA 5727:2004 nl Bodem - Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en 

baggerspecie
NEN 6963:2005 nl Mileu - Ontsluiting met salpeterzuur, waterstoffluoride en perchloorzuur 

voor de bepaling van geselecteerde elementen in vaste stoffen

NTA 8888:2010 nl Bepaling van de doorlatendheidscoëfficiënt na maximale aantasting van 
zouten op bentoniethoudende afdichtingen in IBC-werken

NEN-ISO 10381-1:2003 en Bodem - Monsterneming - Deel 1: Richtlijn voor het ontwerp van 
programma's voor monsterneming

13.080.05 - Bodemonderzoek, algemeen

13.060.99 - Waterkwaliteit, overige

13.080.01 - Bodemkwaliteit en bodemkunde, algemeen
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NEN-ISO 10381-5:2005 en Bodem - Monsterneming - Deel 5: Leidraad voor 
bodemverontreinigingsonderzoek van bebouwde en industriële locaties

NEN-ISO 10381-6:2009 en Bodem - Monsterneming - Deel 6: Richtlijnen voor het inzamelen, 
behandelen en opslaan van grond onder aerobe omstandigheden voor het 
bepalen van mircobiologische processen, biomassa en diversiteit in het 
laboratorium

NEN-ISO 10381-7:2005 en Bodem - Monsterneming - Deel 7: Richtlijnen voor monsterneming van 
bodemlucht

NEN-ISO 10381-8:2007-11 en Bodem - Monsterneming - Deel 8: Richtlijn voor monsterneming van 
voorraden (corrected en reprinted)

NEN-EN-ISO 16133:2011 en Bodem - Leidraad voor de vaststelling en onderhoud van 
bewakingsprogramma's

NEN-ISO 17616:2008 en Bodem - Richtlijn voor de keuze en beoordeling van bioassays voor de 
ecotoxicologische karakterisering van bodem en bodemmaterialen

NEN-ISO 18512:2007 en Bodem - Richtlijn voor lange en korte termijnopslag van bodemmonsters

NEN-ISO 18772:2008 en Bodem - Richtlijn voor uitloogprocedures voor verdere chemische en 
ecotoxicologische beproeving van bodem en bodemmaterialen

CEN-ISO/TS 21268-1:2009 en Bodem - Uitloogprocedures voor opeenvolgende chemische en 
ecotoxicologische beproeving van bodem en bodemmaterialen - Deel 1: 
Partijkeuring met gebruik van een vloeistof tot vaste stof verhouding van 2 
l/kg droge stof

CEN-ISO/TS 21268-2:2009 en Bodem - Uitloogprocedures voor opeenvolgende chemische en 
ecotoxicologische beproeving van bodem en bodemmaterialen - Deel 2: 
Partijkeuring met gebruik van een vloeistof tot vaste stof verhouding van 
10 l/kg droge stof

CEN-ISO/TS 21268-3:2009 en Bodem - Uitloogprocedures voor opeenvolgende chemische en 
ecotoxicologische beproeving van bodem en bodemmaterialen - Deel 3: 
Opwaartse kolomproef

CEN-ISO/TS 21268-4:2009 en Bodem - Uitloogprocedures voor opeenvolgende chemische en 
ecotoxicologische beproeving van bodem en bodemmaterialen - Deel 4: 
Invloed van pH op uitloging met initiële toevoeging van zuur/base

NEN-EN-ISO 22892:2011 en Bodem - Richtlijnen voor identificatie van doelstoffen door 
gaschromatografie en massaspectrometrie

NEN-EN-ISO 23611-1:2011 en Bodemkwaliteit - Monsterneming van invertebraten in de bodem - Deel 1: 
Handmatige sortering en formaline extractie van regenwormen

NEN-EN-ISO 23611-2:2011 en Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem - Deel 
2:Monsterneming en extractie van microarthopoden (Collembola en 
Acarina)

NEN-EN-ISO 23611-3:2011 en Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem - Deel 3: 
Monsterneming en bodemextractie van enchytraeën

NEN-EN-ISO 23611-4:2011 en Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem - Deel 4: 
Monsterneming, extractie en identificatie van grondbewonende 
rondwormen

N 213:1939 nl Indeeling en benaming van grondmonsters - Methoden voor onderzoek 
van zand en grind

NEN 5706:2003 nl Richtlijnen voor de beschrijving van zintuiglijke waarnemingen tijdens de 
uitvoering van milieukundig bodemonderzoek

NEN 5717:2009 nl Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek 
bij verkennend en nader onderzoek

NEN 5720:2009 nl Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van 
waterbodem en baggerspecie
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NEN 5737:2010 nl Bodem - Landbodem - Proces van locatiespecifieke ecologische 
risicobeoordeling van bodemverontreiniging

NEN 5740:2009 nl Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van 
bodem en grond

NPR 5741:2009 nl Bodem - Richtlijn voor de keuze en toepassing van boorsystemen en 
monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater bij 
bodemverontreinigingsonderzoek

NEN 5742:2001 nl Bodem - Monsterneming van grond en sediment ten behoeve van de 
bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig-vluchtige 
organische verbindingen en fysisch-chemische bodemkenmerken

NEN 5743:1995 nl Bodem - Monsterneming van grond en sediment voor de bepaling van 
vluchtige verbindingen

NEN 5744:2011 nl Bodem - Monsterneming van grondwater
NTA 5755:2010 nl Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - 

Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging

NEN 5766:2003 nl Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig 
bodemonderzoek

NEN 5861:1999 nl Milieu - Procedures voor de monsteroverdracht
NEN 5878:2006 nl Milieu - Onderzoek van fysische en chemische parameters in onbekende 

vaste en vloeibare monstermatrices

NEN-EN 15192:2006 en Karakterisering van afval en bodem - Bepaling van Chroom(VI) in vaste 
materialen door alkalische ontsluiting en ion chromatografie met 
spectrofotometrische detectie

NEN-EN 15308:2008 en Karakterisering van afval - Bepaling van geselecteerde 
polychloorbifenylen (PCB) in vast afval door gebruik van capillaire 
gaschromatografie met elektronen-invangdetectie of 
massaspectrometrische detectie

NEN-EN 15309:2007 en Karakterisering van afval en bodem - Bepaling van de samenstelling van 
elementen met röntgenfluorescentie

NEN-ISO 10390:2005 en Bodem - Bepaling van de pH waarde
NEN-ISO 10693:2004 en Bodem - Bepaling van het gehalte aan carbonaten - Volumetrische 

methode
NEN-ISO 10694:2008 en Bodem - Bepaling van organisch en totaal koolstofgehalte na droge 

verassing (elementaire analyse)
NEN-ISO 11264:2007 en Bodem - Bepaling van herbiciden - HPLC-methode met UV-detectie
NEN-ISO 14154:2005 en Bodem - Bepaling van geselecteerde chloorfenolen - 

Gaschromatografische methode
NEN-EN-ISO 14254:2011 en Bodem - Bepaling van het uitwisselbare zuurgehalte van een 

bariumchloride-extract
NEN-ISO 14255:2005 en Bodem - Bepaling van het gehalte aan stikstof, ammoniumstikstof en 

totaal oplosbaar stikstof in met lucht gedroogde bodem met 
calciumchloride-oplossing als extractiemiddel

NEN-EN-ISO 16703:2011 en Bodem - Bepaling van het gehalte aan minerale olie van C10 tot C40 door 
gaschromatografie

NEN-ISO 16772:2004 en Bodem - Bepaling van het gehalte aan kwik in koningswater 
bodemextracten met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie met 
koude damp of atomaire fluorescentiespectrometrie met koude damp

NEN-ISO 17380:2006 en Bodem - Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan 
vrije cyanide - Continue doorstroomanalyse methode

NEN-ISO 18287:2006 en Bodem - Bepaling van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) 
Gaschromatografische methode met massaspectrometrische detectie (GC-
MS)

13.080.10 - Bodem. Chemische eigenschappen
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NEN-ISO 22155:2011 en Bodem - Gaschromatografische bepaling van vluchtige aromatische en 
gehalogeneerde koolwaterstoffen en geselecteerde ethers - Statische 
'headspace' methode

NEN-EN-ISO 23161:2011 en Bodem - Bepaling van geselecteerde organotinverbindingen - 
Gaschromatografische methode

NEN 5704:1996 nl Bodem - Monstervoorbehandeling van grond - Extractie met een 
calciumchloride-oplossing (0,01 mol/l)

NEN 5709:2006 nl Bodem - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en 
anorganische parameters in grond

NEN 5719:1999 nl Bodem - Voorbehandeling van waterbodemmonsters
NEN 5738:1996 nl Bodem - Bepaling van de actuele kationen-uitwisselingscapaciteit en 

uitwisselbare basische kationen in grond
NEN 5739:1996 nl Bodem - Bepaling van het gehalte aan vrij ijzer met atomaire-

absorptiespectrometrie
NEN 5752:1995 nl Bodem - Bepaling van het gehalte aan carbonaten in grond - 

Gravimetrische methode
NEN 5754:2005 nl Bodem - Bepaling van het gehalte aan organische stof op massabasis in 

grond en waterbodem volgens de gloeiverliesmethode
NEN 5760:1991 nl Bodem - Bepaling van het gehalte aan arseen in grond met behulp van 

atomaire-absorptiespectrometrie (hydridegeneratietechniek) na ontsluiting 
met salpeterzuur en zoutzuur

NEN 5768:1992 nl Bodem - Monstervoorbehandeling van grond voor de bepaling van 
elementen met atomaire spectrometrie - Ontsluiting met salpeterzuur en 
zwavelzuur

NEN 5776:2006 nl Bodem - Bepaling van ijzer, aluminium en fosfor in een ammoniumoxalaat
oxaalzuurextract voor het vaststellen van de fosfaatverzadiging

NEN 5780:1996 nl Bodem - Bepaling van de potentiële kationen-uitwisselingscapaciteit en 
uitwisselbare basische kationen in grond

NEN 5793:2010 nl Bodem - Bepaling van fosfaat in grond extraheerbaar met een 
ammoniumlactaat-azijnzuurbuffer (P-AL)

NEN 6499:2010 nl Milieu - Koepelnorm voor de bepaling van het gehalte aan opgeloste en 
onopgeloste stoffen en droge stof en de gloeiresten daarvan

NEN 6950:2005 nl Bodem - Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in 
bodem, waterbodem en (zuiverings)slib

NEN 6964:2005 nl Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,eluaten en 
destruaten - Atomaire absorptiespectrometrie met grafietoventechniek

NEN 6964:2005/C1:2006 nl Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,eluaten en 
destruaten - Atomaire absorptiespectrometrie met grafietoventechniek

NEN 6965:2005/C1:2006 nl Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en 
destruaten - Atomaire bsorptiespectrometrie met vlamtechniek

NEN 6965:2005 nl Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en 
destruaten - Atomaire-absorptiespectrometrie met vlamtechniek

NEN 6966:2005 nl Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en 
destruaten - Atomaire emissiespectrometrie met inductief gekoppeld 
plasma

NEN 6966:2005/C1:2006 nl Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en 
destruaten - Atomaire-emissie-spectrometrie met inductief gekoppeld 
plasma (ICP-AES)

NEN 6970:2008 nl Koepelnorm voor de bepaling van organische componenten in grond, 
waterbodem en bouwstof (grond)

NEN 6971:2008/C1:2010 nl Bodem - Acetonextractie voor de bepaling van organische componenten
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NEN 6971:2008+C1:2010 nl Bodem - Acetonextractie voor de bepaling van organische componenten

NEN 6972:2008 nl Bodem - Aceton/petroleumetherextractie voor de bepaling van organische 
componenten

NEN 6973:2008 nl Bodem - Methanolextractie voor de bepaling van organische componenten

NEN 6974:2008+C1:2010 nl Bodem - Zuivering met aluminiumoxide voor de bepaling van organische 
componenten

NEN 6974:2008/C1:2010 nl Bodem - Zuivering met aluminiumoxide voor de bepaling van organische 
componenten

NEN 6975:2008 nl Bodem - Zuivering met Florisil voor de bepaling van organische 
componenten

NEN 6976:2008 nl Bodem - Zuivering met vastefase-extractie voor de bepaling van 
organische componenten

NEN 6977:2008/C1:2010 nl Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK) met 
hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC)

NEN 6977:2008+C1:2010 nl Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK) met 
hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC)

NEN 6978:2008 nl Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan minerale olie met 
gaschromatografie

NEN 6979:2008 nl Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan extraheerbare 
organohalogeenverbindingen (EOX)

NEN 6980:2008+C1:2010 nl Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan 
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), polychloorbifenylen (PCB) en 
matig-vluchtige chloorbenzenen met gaschromatografie

NEN 6980:2008+C1:2010/C2:2011 nl Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan 
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), polychloorbifenylen (PCB) en 
matig-vluchtige chloorbenzenen met gaschromatografie

NEN 6980:2008+C1:2010+C2:2011 nl Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan 
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), polychloorbifenylen (PCB) en 
matig-vluchtige chloorbenzenen met gaschromatografie

NEN 6980:2008/C1:2010 nl Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan 
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), polychloorbifenylen (PCB) en 
matig-vluchtige chloorbenzenen met gaschromatografie

NEN 6981:2008 nl Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan vluchtige aromatische 
koolwaterstoffen (VAK) en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen 
met gaschromatografie

NVN 6982:2008 nl Bodem en water - Voorbehandeling en extractie van monsters voor de 
bepaling van matig-vluchtige organische verbindingen met GC-MS

NVN 6983:2008 nl Bodem en water - Bepaling van vluchtige organische verbindingen met 
GC-MS

NVN 6984:2008 nl Bodem en water - Bepaling van matig vluchtige organische verbindingen 
in extracten van monsters met GC-MS

NPR-CEN-ISO/TS 17892-1:2006 en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het 
laboratorium - Deel 1: Bepaling van het watergehalte

NPR-CEN-ISO/TS 17892-2:2004 en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het 
laboratorium - Deel 2: Bepaling van de dichtheid van fijn korrelige grond

NPR-CEN-ISO/TS 17892-3:2004 en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het 
laboratorium - Deel 3: Bepaling van de dichtheid van vaste (grond)delen - 
Pycnometermethode

NPR-CEN-ISO/TS 17892-4:2004 en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het 
laboratorium - Deel 4: Bepaling van de korrelgrootte verdeling

13.080.20 - Bodem. Fysische eigenschappen
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NPR-CEN-ISO/TS 17892-5:2004 en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het 
laboratorium - Deel 5: Één-dimensionale samendrukkingsproef

NPR-CEN-ISO/TS 17892-7:2004 en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het 
laboratorium - Deel 7: Samendrukkingsproef op een vrijstaand monster 
van fijnkorrelige grond

NPR-CEN-ISO/TS 17892-8:2004 en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het 
laboratorium - Deel 8: Ongeconsolideerde, ongedraineerde traxiaal proef

NPR-CEN-ISO/TS 17892-9:2004 en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het 
laboratorium - Deel 9: Geconsolideerde traxiaal proeven op 
waterverzadigde grond

NPR-CEN-ISO/TS 17892-10:2004 en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het 
laboratorium - Deel 10: Directe afschuifproef

NPR-CEN-ISO/TS 17892-11:2004 en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het 
laboratorium - Deel 11: Bepaling van de doorlatendheid met de "constant-
head" en de "falling-head" methode

NPR-CEN-ISO/TS 17892-12:2004 en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het 
laboratorium - Deel 12: Bepaling van Atterbergse grenzen

NEN-ISO 11465:2005 en Bodem - Bepaling van het gehalte aan droge stof en het vochtgehalte op 
massabasis - Gravimetrische methode

NEN-EN-ISO 16720:2007 en Bodem - Voorbehandeling van monsters door vriesdrogen voor 
daaropvolgende analyse

NEN-EN-ISO 23470:2011 en Bodem - Bepaling van de effective kationen-uitwisselingscapaciteit (CEC) 
en uitwisselbare kationen met behulp van een hexamminecobalt trichloride 
oplossing

NEN 5110:2001 nl Geotechniek - Bepaling van de volumieke massa van grond in het 
laboratorium - Steekringmethode

NEN 5749:1991 nl Bodem - Bepaling van de soortelijke elektrische geleiding in grond
NEN 5753:2006+C1:2009 nl Bodem - Bepaling van het lutumgehalte en de korrelgrootteverdeling in 

grond en waterbodem met behulp van zeef en pipet
NEN 5753:2006/C1:2009 nl Bodem - Bepaling van het lutumgehalte en de korrelgrootteverdeling in 

grond en waterbodem met behulp van zeef en pipet
NEN 5766:2003 nl Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig 

bodemonderzoek
NEN 5773:1990 nl Bodem - Bepaling van de soortelijke weerstand met behulp van geo-

elektrische metingen
NEN 5774:1990 nl Bodem - Bepaling van de soortelijke weerstand met behulp van 

elektromagnetische weerstandsmetingen
NEN 5781:1992 nl Bodem - Onverzadigde zone - Gravimetrische bepaling van het 

watergehalte en de droge volumieke massa van grond
NEN 5782:1991 nl Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van het watergehalte met een 

neutronendieptesonde
NEN 5783:1991 nl Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de drukhoogte met behulp 

van een tensiometer
NEN 5784:1991 nl Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van het watergehalte met een 

gammadieptesonde
NEN 5785:1991 nl Bodem - Onverzadigde zone - In-situbepaling van de 

waterretentiekarakteristiek
NEN 5786:1991 nl Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de waterretentiekarakteristiek -

Onderdrukmethode tot h= -200 cm - Bepaling met een poreuze plaat in 
combinatie met een buret

NEN 5787:1994 nl Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de waterretentiekarakteristiek 
tot h = -500 cm - Onderdrukmethode - Gravimetrische 
laboratoriumbepaling
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NEN 5788:1994 nl Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de waterretentiekarakteristiek 
van h = -500 tot h = -20000 cm - Overdrukmethode - Gravimetrische 
laboratoriumbepaling met een pers

NEN 5789:1991 nl Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de verzadigde 
waterdoorlatendheid

NVN 5790:1996 nl Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de 
waterdoorlatendheidskarakteristiek met een infiltrometer

NEN 5791:1995 nl Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de onverzadigde 
waterdoorlatendheidskarakteristiek en de waterretentiekarakteristiek met 
de verdampingsmethode volgens Wind

NPR 5792:1997 nl Bodem - Onverzadigde zone - Toelichting bij het onderzoek naar de 
fysische eigenschappen in de onverzadigde zone

NPR-CEN/TR 15214-1:2006 en Karakterisering van slib - Detectie en telling van Escherichia coli in slib, 
grond, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 1: 
Membraanfiltratiemethode voor telling

NPR-CEN/TR 15214-2:2006 en Karakterisering van slib - Detectie en telling van Escherichia coli in slib, 
grond, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 2: 
Geminiaturiseerde methode (meest waarschijnlijke aantal) door enting in 
een vloeibaar medium

NPR-CEN/TR 15214-3:2006 en Karakterisering van slib - Detectie en telling van Escherichia coli in slib, 
grond, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 3: 
Macromethode (meest waarschijnlijke aantal) in een vloeibaar medium

CEN/TR 15215-1:2006 en Karakterisering van slib - Detectie en telling van Salmonella spp. in slib, 
grond, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 1: 
Membraanfiltratiemethode voor kwantitatieve resuscitatie van subletaal 
beschadigde bacteriën (om de doeltreffendheid van behandelingsmethoden 
te staven in logaritmische afneming)

CEN/TR 15215-2:2006 en Karakterisering van slib - Detectie en telling van Salmonella spp. in slib, 
grond, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 2: 
Vloeibare-ophopingsmethode in een seleniet-cystine medium gevolgd 
door Rappaport-Vassiliadis voor semi-kwantitatieve bepaling van het 
meest waarschijnlijke aantal (MPN)

CEN/TR 15215-3:2006 en Karakterisering van slib - Detectie en telling van  Salmonella spp. in slib, 
grond, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 3: 
Aanwezig/afwezig-methode door vloeistofophoping in een pepton-
novobiocine medium gevolgd door Rappaport-Vassiliadis

NEN-ISO 11267:1999 en Bodem - Remming van de reproductie van Collembola (Folsomia candida) 
door bodemverontreinigingen

NEN-ISO 11268-1:2004 en Bodem - Effecten van verontreinigingen op regenwormen (Eisenia fetida) -
Deel 1: Bepaling van de acute toxiciteit met behulp van kunstmatige grond

NEN-ISO 11268-2:1998 en Bodem - Effecten van verontreinigingen op regenwormen ( Eisenia fetida - 
Deel 2: Bepaling van effecten op de voortplanting

NEN-ISO 11268-3:1999 en Bodem - Effecten van verontreinigingen op regenwormen - Deel 3: 
Leidraad voor de bepaling van effecten in veldsituaties

NEN-ISO 11269-2:2005 en Bodemkwaliteit - Bepaling van de invloed van verontreinigingen op de 
bodemflora - Deel 2: Invloed van chemicaliën op de kieming en de groei 
van hogere plantsoorten

NEN-ISO 14238:1997 en Bodemkwaliteit - Biologische methoden - Bepaling van de mineralisatie 
en nitrificatie en de invloed van stikstofchemicaliën op deze processen

13.080.30 - Bodem. Biologische eigenschappen
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NEN-ISO 14239:1997 en Bodemkwaliteit - Laboratoriumincubatiesystemen voor de bepaling van 
demineralisatie van organische chemicaliën onder aërobe omstandigheden

NEN-EN-ISO 14240-1:2011 en Bodem - Bepaling van microbiële bodembiomassa - Deel 1: Substraat-
geïnduceerde respiratiemethode

NEN-EN-ISO 14240-2:2011 en Bodem - Bepaling van microbiële bodembiomassa - Deel 2: Fumigatie-
extractiemethode

NEN-ISO 15473:2002 en Bodem - Leidraad voor laboratoriumbeproeving van biodegradatie van 
organische chemicaliën in bodem onder anaërobe omstandigheden

NEN-ISO 15685:2004 en Bodem - Bepaling van de potentiële nitrificatie - Snelle beproeving door 
ammoniumoxidatie

NEN-EN-ISO 15952:2011 en Bodem - Effecten van verontreiniging op juveniele landslakken 
(Helicidae) - Bepaling van de effecten van bodemverontreiniging op de 
groei

NEN-EN-ISO 16072:2011 en Bodem - Laboratoriummethoden voor de bepaling van microbiologische 
bodemrespiratie

NEN-ISO 16387:2004 en Bodemkwaliteit - Effecten van verontreinigingen op Enchytraeidae 
(Enchytraeus sp.potwormen ) - Bepaling van de effecten op de 
voortplanting en overleving

NEN-ISO 17126:2005 en Bodem - Bepaling van de effecten van verontreiniging op bodemflora - 
Proef voor het opkomen van sla-zaailingen ( Lectuca sativa L.)

NEN-ISO 17155:2002 en Bodem - Bepaling van het voorkomen en de activiteit van bodemmicro-
organismen gebruikmakend van respiratiecurves

NEN-ISO 17512-1:2009 en Bodem - Vermijdingsproef voor het bepalen van de bodemkwaliteit en van 
het effect van chemicaliën op gedrag - Deel 1: Proef met regenwormen 
(Eisenia fetida and Eisenia andrei)

NEN-EN-ISO 20963:2011 en Bodem - Effecten van verontreinigingen op insectenlarven (Oxythyrea 
funesta) - Bepaling van de acute toxiciteit

NEN-EN-ISO 22030:2011 en Bodem - Biologische methoden - Chronische toxiciteit in hogere planten

NEN-EN-ISO 23611-1:2011 en Bodemkwaliteit - Monsterneming van invertebraten in de bodem - Deel 1: 
Handmatige sortering en formaline extractie van regenwormen

NEN-EN-ISO 23611-2:2011 en Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem - Deel 
2:Monsterneming en extractie van microarthopoden (Collembola en 
Acarina)

NEN-EN-ISO 23611-3:2011 en Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem - Deel 3: 
Monsterneming en bodemextractie van enchytraeën

NEN-EN-ISO 23611-4:2011 en Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem - Deel 4: 
Monsterneming, extractie en identificatie van grondbewonende 
rondwormen

NEN-EN-ISO 23753-1:2011 en Bodem - Bepaling van de dehydrogenase activiteit in bodem - Deel 1: 
Methode met gebruik van triphenyltetrazolium chloride (TTC)

NEN-EN-ISO 23753-2:2011 en Bodem - Bepaling van de dehydrogenase activiteit in bodem - Deel 2: 
Methode met gebruik van iodotetrazolium chloride (INT)

NPR-ISO/TS 29843-1:2010 en Bodemkwaliteit - Bepaling van microbiële bodembiomassa - Deel 1: 
Bepaling van fosfolipiden vetzuur analyse (PLFA) en fosfolipiden ether 
lipiden (PLEL) analyse

NEN 5796:1989 nl Bodem - Bepaling van de urease-activiteit

NEN-EN-ISO 15175:2011 en Bodem - Karakterisering van bodem in relatie tot bescherming van het 
grondwater

NEN 5766:2003 nl Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig 
bodemonderzoek

NEN 5782:1991 nl Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van het watergehalte met een 
neutronendieptesonde

13.080.40 - Bodem. Hydrologische eigenschappen
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NEN 5783:1991 nl Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de drukhoogte met behulp 
van een tensiometer

NEN 5784:1991 nl Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van het watergehalte met een 
gammadieptesonde

NEN 5785:1991 nl Bodem - Onverzadigde zone - In-situbepaling van de 
waterretentiekarakteristiek

NEN 5786:1991 nl Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de waterretentiekarakteristiek -
Onderdrukmethode tot h= -200 cm - Bepaling met een poreuze plaat in 
combinatie met een buret

NEN 5787:1994 nl Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de waterretentiekarakteristiek 
tot h = -500 cm - Onderdrukmethode - Gravimetrische 
laboratoriumbepaling

NEN 5788:1994 nl Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de waterretentiekarakteristiek 
van h = -500 tot h = -20000 cm - Overdrukmethode - Gravimetrische 
laboratoriumbepaling met een pers

NEN 5789:1991 nl Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de verzadigde 
waterdoorlatendheid

NVN 5790:1996 nl Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de 
waterdoorlatendheidskarakteristiek met een infiltrometer

NEN 5791:1995 nl Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de onverzadigde 
waterdoorlatendheidskarakteristiek en de waterretentiekarakteristiek met 
de verdampingsmethode volgens Wind

NTA 8017:2008 nl Monsterneming van grondwater ten behoeve van de monitoring van 
grondwaterkwaliteit

CEN/TR 13983:2005 en Karakterisering van slib - Leidraad voor toepassing van slib bij de 
ontginning van land

NEN-ISO 15799:2003 en Bodem - Leidraad voor de ecotoxicologische karakterisering van bodems 
en bodemmaterialen

NEN-ISO 15800:2004 en Bodem - Karakterisering van bodem met betrekking tot blootstelling van 
het menselijke lichaam

NEN-EN-ISO 19258:2011 en Bodem - Leidraad voor de bepaling van achtergrond waarden

NEN-EN 2:1994 nl Brandklassen
NEN-EN 2:1994 en Brandklassen
NEN-EN 2:1994/A1:2004 en Brandklassen
NEN-EN 12101-7:2011 en Installaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 7: Rookkanaalsecties

NEN-EN 13478:2002+A1:2008 en Veiligheid van machines - Brandpreventie en -beveiliging
NPR-IEC/TS 60695-1-20:2008 en Brandbaarheid van elektrotechnische producten - Deel 1-20:Richtlijnen 

voor het bepalen van de brandbaarheid van elektrotechnische producten - 
Ontvlambaarheid - Algemene richtlijn

NPR-IEC/TS 60695-1-40:2003 en;fr Brandbaarheid van elektrotechnische producten - Deel 1-40: Leidraad 
voor de beoordeling van elektrotechnische producten - Isolerende 
vloeistoffen

NPR-ISO/TS 13571:2002 en Levensbedreigende componenten bij brand - Leidraad voor de bepaling 
van beschikbare tijd voor het vluchten bij brand

NEN-EN-ISO 13943:2010 en Brandveiligheid - Woordenlijst
NEN-ISO 16734:2006 en Fire safety engineering - Eisen voor de toepassing van algebraïsche 

formules - Brandrookpluimen
NEN-ISO 16736:2006 en Fire safety engineering - Eisen voor de toepassing van algebraïsch 

formules - Plafondstraalstromen
NEN-ISO 16737:2006 en Fire safety engineering - Eisen voor de toepassing van algebraïsche 

formules - Ventilatiestromen

13.080.99 - Bodemkwaliteit, overige

13.220.01 - Bescherming tegen brand, algemeen
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NPR-ISO/TR 16738:2009 en Brandveiligheidstechniek - Technische informatie van methode voor de 
beproeving en beweging van mensen

NPR-ISO/TS 19706:2004 en Richtlijnen voor het beoordelen van brandgevaar voor mensen - Algemene 
richtlijn

NEN-ISO 23932:2009 en Brandveiligheidstechniek - Algemene principes
NPR-ISO/TS 24679:2011 en Brandveiligheidstechniek - Bepaling van de structuren bij brand
NEN-ISO 26367-1:2011 en Richtlijnen voor het beoordelen van de voor het milieu nadelige invloeden 

van wegstromende blusmiddelen - Deel 1: Basisprincipes
NEN 6050:2009 nl Ontwerpvoorwaarden voor brandveilig werken aan daken - Gesloten 

dakbedekkingssystemen
NPR 6059:2009 nl Brandscan bouwwerken

NEN-EN 3-3:1994 en Brandbestrijding - Draagbare blustoestellen - Deel 3: Construktie, 
drukbestandheid, mechanische beproevingen

NEN-EN 3-7:2004+A1:2007 en Draagbare blustoestellen - Deel 7: Eigenschappen, prestatie-eisen en 
beproevingsmethoden

NEN-EN 3-7:2004+A1:2007 nl Draagbare blustoestellen - Deel 7: Eigenschappen, prestatie-eisen en 
beproevingsmethoden

NEN-EN 3-8:2007 en Draagbare brandblustoestellen - Deel 8: Aanvullende eisen aan EN 3-7 
voor de constructie, drukvastheid en mechanische beproevingen voor 
blustoestellen met een maximum toegestane druk gelijk aan of lager dan 
30 bar

NEN-EN 3-8:2007/C1:2007 en Draagbare brandblustoestellen - Deel 8: Aanvullende eisen aan EN 3-7 
voor de constructie, drukvastheid en mechanische beproevingen voor 
blustoestellen met een maximum toegestane druk gelijk aan of lager dan 
30 bar

NEN-EN 3-9:2007 en Draagbare blustoestellen - Deel 9: Aanvullende eisen op EN 3-7 voor 
drukweerstand van CO2 toestellen

NEN-EN 3-9:2007/C1:2007 en Draagbare blustoestellen - Deel 9: Aanvullende eisen op EN 3-7 voor 
drukweerstand van CO2 toestellen

NEN-EN 3-10:2009 en Draagbare blustoestellen - Deel 10: Voorwaarden voor de beoordeling van 
de keuring van een draagbaar blustoestel volgens EN 3-7

NEN-EN 443:2008 en Brandweerhelmen voor gebruik in gebouwen en andere constructies
NEN-EN 615:2009 en Brandbeveiliging - Blusmiddelen - Eisen voor bluspoeder (met 

uitzondering van bluspoeder voor brandklasse D)
NEN-EN 671-1:2001 en Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 1: 

Brandslanghaspels met vormvaste slang
NEN-EN 671-2:2001/A1:2004 en Vaste brandblusinstallaties - Slangsystemen - Deel 2: Brandslangsystemen 

met plat-oprolbare slang
NEN-EN 671-2:2001 en Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 2: 

Brandslanginstallatie met plat-oprolbare slang
NEN-EN 671-3:2009 en Vaste brandblusinstallaties - Slangsystemen - Deel 3: Onderhoud van 

slanghaspels met vormvaste slang en slangsystemen met plat-oprolbare 
slang

NEN-EN 671-3:2009 nl Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 3: Onderhoud 
van brandslanghaspels met vormvaste slang en brandslangsystemen met 
plat-oprolbare slang

NEN-EN 694:2001+A1:2007 en Brandslangen - Vormvaste slangen voor vaste brandblusinstallaties
NEN-EN 702:1995 en Beschermende kleding - Bescherming tegen hitte en vuur - 

Beproevingsmethoden:Bepaling van de geleidbaarheid voor 
contactwarmte van beschermende kleding of daarvoor bestemde 
materialen

NEN-EN 1028-1:2002+A1:2008 en Brandweerpompen - Deel 1: Centrifugaalpompen met aanzuiginrichting - 
Deel 1: Classificatie - Algemene en veiligheidseisen

13.220.10 - Bestrijden van brand
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NEN-EN 1028-2:2002+A1:2008 en Brandweerpompen - Centrifugaalpompen met ontluchtingsinrichting - 
Deel 2: Verificatie van algemene en veiligheidseisen

NEN-EN 1147:2010 en Draagbare ladders voor de brandweer
NEN-EN 1486:2007 en Beschermende kleding voor brandweerlieden - Beproevingsmethoden en 

eisen voor reflecterende kleding voor gespecialiseerde brandbestrijding

NEN-EN 1568-1:2008 en Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 1: Specificatie voor 
schuimconcentraten met gemiddelde expansie voor gebruik op 
vloeistoffen die niet met water mengbaar zijn

NEN-EN 1568-1:2008/C1:2010 en Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 1: Specificatie voor 
schuimconcentraten met gemiddelde expansie voor gebruik op 
vloeistoffen die niet met water mengbaar zijn

NEN-EN 1568-2:2008 en Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 2: Specificatie voor 
schuimconcentraten met grote expansie voor gebruik op vloeistoffen die 
niet met water mengbaar zijn

NEN-EN 1568-2:2008/C1:2010 en Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 2: Specificatie voor 
schuimconcentraten met grote expansie voor gebruik op vloeistoffen die 
niet met water mengbaar zijn

NEN-EN 1568-3:2008 en Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 3: Specificatie voor 
schuimconcentraten met lage expansie voor gebruik op vloeistoffen die 
niet met water mengbaar zijn

NEN-EN 1568-3:2008/C1:2010 en Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 3: Specificatie voor 
schuimconcentraten met lage expansie voor gebruik op vloeistoffen die 
niet met water mengbaar zijn

NEN-EN 1568-4:2008 en Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 4: Specificatie voor 
schuimconcentraten met lage expansie voor gebruik op vloeistoffen die 
met water mengbaar zijn

NEN-EN 1568-4:2008/C1:2010 en Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 4: Specificatie voor 
schuimconcentraten met lage expansie voor gebruik op vloeistoffen die 
met water mengbaar zijn

NEN-EN 1777:2010 en Hydraulische hoogwerkers (HPs) voor de brandweer en 
reddingsvoertuigen - Veiligheidseisen en beproeving

NEN-EN 1846-1:2011 en Brandweer- en reddingsvoertuigen - Deel 1: Terminologie en aanduiding

NEN-EN 1846-2:2009 en Brandweer- en reddingsvoertuigen - Deel 2: Algemene eisen - Veiligheid 
en prestatie

NEN-EN 1846-3:2003+A1:2008 en Brandweer- en reddingsvoertuigen - Deel 3: Permanent geïnstalleerd 
materiaal - Veiligheid en prestatie

NEN-EN 1866:2006 en Verrijdbare blustoestellen
NEN-EN 1866-1:2007 en Verrijdbare blustoestellen - Deel 1: Eigenschappen, prestatie en 

beproevingsmethoden
NEN-EN 1869:1997 en Blusdekens
NEN-EN 1947:2002+A1:2007 en Brandslangen - Half flexibele persslangen en slangassemblages voor 

pompen en voertuigen
NEN-EN 4649:2009 en Aerospace series - Handheld fire extinguishers with synthesis gases, for 

aircraft use - Technical specification and qualification conditions
NEN-ISO 5923:1994 en Brandbestrijding - Blusmiddelen - Kooldioxide
NEN-EN 12065:1997 en Installaties en uitrusting voor vloeibaar aardgas - Beproeving op de 

geschiktheid van schuimconcentraten voor de bereiding van schuim met 
gemiddelde expansie en schuim met grote expansie, en bluspoeder 
gebruikt voor de bestrijding van branden van vloeibaar (LNG) aardgas

NEN-EN 12094-6:2006 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor blusgassystemen - Deel 6: 
Eisen en beproevingsmethoden voor niet-elektrische blokkeerinrichtingen
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NEN-EN 12094-7:2001 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor CO2-systemen - Deel 7: 
Eisen en beproevingsmethoden voor afblaasmonden

NEN-EN 12094-7:2001/A1:2005 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor CO2 systemen - Deel 7: 
Eisen en beproevingsmethoden voor afblaasmonden

NEN-EN 12094-13:2001/C1:2002 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor blusgassystemen - Deel 13: 
Eisen en beproevingsmethoden voor terugslagkleppen en keerkleppen

NEN-EN 12094-13:2001 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor blusgassystemen - Deel 13: 
Eisen en beproevingsmethoden voor terugslagkleppen en keerkleppen

NEN-EN 12416-1:2001+A2:2007 en Vaste brandblusinstallaties - Poedersystemen - Deel 1: Eisen en 
beproevingsmethoden voor systemen en onderdelen

NEN-EN 13204:2004 en Dubbelwerkende hydraulische reddingsapparatuur voor de brandweer en 
de reddingsdienst - Eisen voor veiligheid en prestatie

NEN-EN 13731:2007 en Hefzaksystemen voor brandweer en reddingsdiensten - Veiligheids- en 
prestatie-eisen

NEN-EN 13911:2004 en Beschermende kleding voor brandweerlieden - Eisen en 
beproevingsmethoden voor brandweerkappen voor brandweerlieden

NPR-CR 13934:2000 en;fr;de Interpretatiedocument over EN 3 draagbare blustoestellen
NEN-EN 14043:2005+A1:2009 en Hoogwerkers voor brandweergebruik - Autoladders met gecombineerde 

bewegingen - Veiligheids- en prestatie-eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14044:2005+A1:2009 en Hoogwerkers voor brandweergebruik - Autoladders met sequentiële 
bewegingen - Veiligheids-,  prestatie-eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14339:2005 en Ondergrondse brandkranen
NEN-EN 14384:2005 en Brandkranen
NEN-EN 14466:2005+A1:2008 en Brandweerpompen - Draagbare pompen - Veiligheid en prestatie-eisen, 

beproevingen
NEN-EN 14540:2004+A1:2007 en Brandslangen - Niet-doorlatende, plat-oprolbare slangen voor vaste 

brandblusinstallaties
NEN-EN 14710-1:2005+A2:2009 en Brandweerpompen - Centrifugaalpompen zonder ontluchtingsinrichting - 

Deel 1: Classificatie, algemene en veiligheidseisen

NEN-EN 14710-2:2005+A2:2009 en Brandweerpompen - Centrifugaalpompen zonder ontluchtingsinrichting - 
Deel 2: Verificatie van algemene en veiligheidseisen

NPR-CEN/TS 14816:2008 en Vaste brandblusinstallaties - Watersproeisystemen - Ontwerp, installatie 
en onderhoud

NPR-CEN/TR 14922:2005 en Draagbare blustoestellen - Model laboratorium - Rapport in overeenkomst 
met EN 3-7

NPR-CEN/TR 14922:2005 nl Draagbare blustoestellen - Model laboratorium - Rapport in overeenkomst 
met EN 3-7

NEN-EN 15004-1:2008 en Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 1: Ontwerp, 
installatie en onderhoud

NEN-EN 15004-2:2008 en Vaste brandblusinstallaties - Blusgasystemen - Deel 2:Fysische 
eigenschappen en systeemontwerp voor blusgassystemen voor blusmiddel 
FK-5-1-12

NEN-EN 15004-3:2008 en Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 3: Fysische 
eigenchappen en systeemontwerp voor blusgassystemen voor blusmiddel 
HCFC mengsel A

NEN-EN 15004-4:2008 en Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 4: Fysische 
eigenschappen en systeemontwerp voor blusgassystemen voor blusmiddel 
HFC 125

NEN-EN 15004-5:2008 en Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 5: Fysische 
eigenschappen en systeemontwerp voor blusgassystemen voor blusmiddel 
HFC 227ea
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NEN-EN 15004-6:2008 en Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 6: Fysische 
eigenschappen en systeemontwerp voor blusgassystemen voor blusmiddel 
HFC 23

NEN-EN 15004-7:2008 en Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 7: Fysische 
eigenschappen en systeemontwerp voor blusgassystemen voor blusmiddel 
IG-01

NEN-EN 15004-8:2008 en Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 8: Fysische 
eigenschappen en systeemontwerp voor blusgassystemen voor blusmiddel 
IG-100

NEN-EN 15004-9:2008 en Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 9: Fysische 
eigenschappen en systeemontwerp voor blusgassystemen voor blusmiddel 
IG-55

NEN-EN 15004-10:2008 en Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 10: Fysische 
eigenschappen en systeemontwerp voor blusgassystemen voor blusmiddel 
IG-541

NEN-EN 15182-1:2007+A1:2009 en Niet-vast opgestelde straalpijpen voor brandweergebruik - Deel 1: 
Algemene eisen

NEN-EN 15182-2:2007+A1:2009 en Niet-vast opgestelde straalpijpen voor brandweergebruik - Deel 2: 
Combinatie straalpijpen PN 16

NEN-EN 15182-3:2007+A1:2009 en Niet-vast opgestelde straalpijpen voor brandweergebruik - Deel 3: 
Straalpijpen PN 16 met volstraal en/of één vast ingestelde straalhoek

NEN-EN 15182-4:2007+A1:2009 en Niet-vast opgestelde straalpijpen voor brandweergebruik - Deel 4: 
Hogedruk straalpijpen PN 40

NPR-CEN/TR 15276-1:2009 en Vaste brandblusinstallaties - Aerosol blussystemen - Deel 1: Eisen en 
beproevingsmethoden voor onderdelen

NPR-CEN/TR 15276-2:2009 en Vaste brandblusinstallaties - Aerosol blussystemen - Deel 2: Ontwerp, 
installatie en onderhoud

NPR-CEN/TR 15642:2011 en Eenduidige beproevingsprocedures voor de testen genoemd in EN 3-
7:2004+A1:2007

NEN-EN 15767-1:2009 en Draagbare materieel voor blustoestellen aangevoerd door 
brandweerpompen - Draagbare monitors - Deel 1: Draagbare 
monitorsamenstellen - Algemene eisen

NEN-EN 15767-2:2009 en Draagbare materieel voor blustoestellen aangevoerd door 
brandweerpompen - Draagbare monitors - Deel 2: Waterverstuivers

NEN-EN 15767-3:2010 en Draagbaar materieel voor blustoestellen aangevoerd door 
brandweerpompen - Draagbare monitors - Deel 3: Schuimapparatuur

NEN-EN 15889:2011 en Branweerslangen - Beproevingsmethoden
NPR-CEN/TS 15989:2010 en Brandweerwagens en uitrusting - Symbolen voor bedieningpanelen en 

andere beeldschermen en afleesinstrumenten
NPR-CEN/TR 16099:2010 en Brandweeruitrusting - samenvatting van waterdruk genoemd in 

gepubliceerde CEN/TC 192 normen
NEN-EN-IEC 60352-8:2011 en Soldeervrije verbindingen - Deel 8: Bevestiging onder druk aangebracht - 

Algemene eisen, beproevingsmethoden en praktische richtlijn

NEN-ISO 3500:2005 en Gasflessen - Naadloze stalen CO2 flessen voor vaste brandblusinstallaties 
op schepen

NEN-ISO 3500:2005/A1:2010 en Gasflessen - Naadloze stalen CO2 flessen voor vaste brandblusinstallaties 
op schepen

NEN-ISO 6183:2009-09 en Brandbeschermingsmiddelen - Koolstofdioxide blussystemen voor gebruik 
binnen bedrijfgebouwen - Ontwerp en installatie (Corrected and 
Reprinted)

NEN-ISO 7201-1:1994 en Brandbestrijding - Blusmiddelen - Halogeenkoolwaterstoffen - Deel 1: 
Specificaties voor halon 1211 en halon 1301

NEN-ISO 7201-2:1994 en Brandbestrijding - Blusmiddelen - Halogeenkoolwaterstoffen - Deel 2: 
Praktijkrichtlijn voor het veilig omgaan met de overdrachtprocedures
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NEN-ISO 7203-1:2011 en Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 1: Specificatie voor 
schuimconcentraten met lage expansie die met water mengbaar zijn

NEN-ISO 7203-2:2011 en Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 2: Specificatie voor 
schuimconcentraten met gemiddelde en hoge expansie voor top toepassing 
op vloeistoffen die niet met water mengbaar zijn

NEN-ISO 7203-3:2011 en Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 3: Specificatie voor 
schuimconcentraten met lage expansie voor gebruik op vloeistoffen die 
met water mengbaar zijn

NPR-ISO/TS 12854:2009 en Blusgasinstallaties - Fysische eigenschappen en systeemontwerp - 
Factoren bij afschilfering voor klasse B brandstoffen anders dan heptaan

NPR-ISO/TS 13075:2009 en Blusgasinstallaties - Blusinstallaties - Bepaling van de stroomberekening, 
verificatie en beproeving

NEN-ISO 14520-2:2006 en Brandblussystemen met gas - Fysische eigenschappen en systeemontwerp -
Deel 2: Blusmiddel CF3I

NEN-ISO 14520-11:2006 en Brandblussystemen met gas - Fysische eigenschappen en systeemontwerp -
Deel 11: Blusmiddel HFC 236fa

NEN-EN-ISO 14557:2003/A1:2007 en Brandslagen - Rubber en kunststof zuigslangen en slangsamenstellen
NEN-EN-ISO 14557:2003 en Brandslangen - Rubber en kunststof zuigslangen en slangsamenstellen

NEN-ISO 15371:2009 en Schepen en maritieme techniek - Brandblussystemen voor bescherming 
van frituurapparatuur - Brandbeproevingen

NEN-ISO 16073:2011 en Beschermende brandweerkleding voor bos- en heidebrand - Eisen en 
beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 16852:2010 en Vlamdovers - Prestatie-eisen, beproevingsmethoden en begrenzingen bij 
gebruik

NEN 1184:1986 nl Aanwijsplaten voor brandkranen, brandputten en toestellen in water-, gas- 
en stadsverwarmingsleidingnetten en voor riolering

N 1463:1948 nl Brandweermaterieel - Stokladder
NEN 1464:1971 nl Brandweermaterieel - Koppelingsleutel
NEN 2033:2006 nl Draagbare blustoestellen voor brandklasse D
NEN 2159:1965 nl Brandkraanstraatpot
NEN 2242:1989/C1:1989 nl Brandweermaterieel - Persslang van synthetische materialen
NEN 2242:1989 nl Brandweermaterieel - Persslang van synthetische materialen
NEN 2559:2001 nl Onderhoud van draagbare blustoestellen
NEN 2559:2001/A3:2009 nl Onderhoud van draagbare blustoestellen
NEN 2659:2003 nl Onderhoud van verrijdbare blustoestellen
NEN 2659:2003/A1:2009 nl Onderhoud van verrijdbare blustoestellen
NEN 2659:2003/C1:2005 nl Onderhoud van verrijdbare blustoestellen
NEN 3374:1971 en Brandweermaterieel - Watervoerende armaturen
NEN 3374:1971 nl Brandweermaterieel - Watervoerende armaturen
NEN 3374:1971/A1:1975 nl Aanvulling op NEN 3374 - Brandweermaterieel - Watervoerende 

armaturen

NEN-EN 54-1:2011 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 1: Inleiding
NEN-EN 54-2:1999 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 2: Brandmeldcentrale (inclusief 

correctieblad)
NEN-EN 54-2:1999/A1:2006 en Automatische brandmeldingsinstallaties - Deel 2: Brandmeldcentrale
NEN-EN 54-3:2001/A1:2002 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 3: Brandalarmeringsapparatuur 

- Akoestische signaalgevers
NEN-EN 54-3:2001/A2:2006 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 3: Brandalarmeringsapparatuur 

- Akoestische signaalgevers
NEN-EN 54-3:2001 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 3: Brandalarmeringsapparatuur 

- Akoestische signaalgevers

13.220.20 - Brandbescherming
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NEN-EN 54-4:1999 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 4: Energievoorziening 
(inclusief correctieblad)

NEN-EN 54-4:1999/A2:2006 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 4: Energievoorziening
NEN-EN 54-4:1999/A1:2003 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 4: Energievoorziening
NEN-EN 54-5:2001/A1:2002 en Brandmeldinstallaties - Deel 5: Thermische melders - Puntmelders
NEN-EN 54-5:2001 en Brandmeldinstallaties - Deel 5: Thermische melders - Puntmelders
NEN-EN 54-7:2001/A1:2002 en Brandmeldinstallatie - Deel 7: Rookmelders - Puntmelders werkend 

volgens het strooilicht-, verduisterings- of ionisatieprincipe
NEN-EN 54-7:2001 en Brandmeldinstallatie - Deel 7: Rookmelders - Puntmelders werkend 

volgens het strooilicht-, verduisterings- of ionisatieprincipe
NEN-EN 54-7:2001/A2:2006 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 7: Rookmelders - Puntmelders 

werkend volgens het strooilicht, verduisterings- of ionisatieprincipe

NEN-EN 54-10:2002 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 10: Vlamdetectoren - 
Puntmelders

NEN-EN 54-10:2002/A1:2005 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 10: Vlamdetectoren - 
Puntmelders

NEN-EN 54-11:2001/A1:2005 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 11: Handbrandmelders
NEN-EN 54-11:2001 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 11: Handbrandmelders
NEN-EN 54-12:2003 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 12: Rookmelders - 

Lijnvormige, optische detectoren met lichtstraal
NEN-EN 54-13:2005 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 13: 

Compatibiliteitsbeoordeling van onderdelensystemen
NPR-CEN/TS 54-14:2004 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 14: Richtlijnen voor het 

projecteren, ontwerpen, installeren, in bedrijf stellen, gebruik en 
onderhoud

NEN-EN 54-16:2008 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 16: Ontruimingsalarmcentrale

NEN-EN 54-17:2005 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 17: Kortsluit-isolatoren
NEN-EN 54-18:2005/C1:2007 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 18: Input/output-elementen

NEN-EN 54-18:2005 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 18: Input/output-elementen

NEN-EN 54-20:2006 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 20: Aspiratie rookmelders

NEN-EN 54-20:2006/C1:2009 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 20: Aspiratie rookmelders

NEN-EN 54-21:2006 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 21: Doormeldapparatuur voor 
alarm- en storingsmeldingen

NEN-EN 54-23:2010 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 23: 
Brandalarmeringsapparatuur - Visuele alarmgevers

NEN-EN 54-24:2008 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 24: Alarminstallaties met 
gesproken woord - Luidsprekers

NEN-EN 54-25:2008 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 25: Componenten die gebruik 
maken van radiografische verbindingen en hieraan gerelateerde 
systeemeisen

NEN-EN 54-25:2008/C1:2010 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 25: Componenten die gebruik 
maken van radiografische verbindingen en hieraan gerelateerde 
systeemeisen

NEN-EN 671-1:2001 en Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 1: 
Brandslanghaspels met vormvaste slang

NEN-EN 671-2:2001 en Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 2: 
Brandslanginstallatie met plat-oprolbare slang
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NEN-EN 12094-1:2003 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor blusgassystemen - Deel 1: 
Eisen en beproevingsmethoden voor automatische elektrische stuur- en 
vertragingsinrichtingen

NEN-EN 12094-2:2003 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor blusgassystemen - Deel 2: 
Eisen en beproevingsmethoden voor automatische niet-elektrische stuur- 
en vertragingsinrichtingen

NEN-EN 12094-3:2003 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor blusgassystemen - Deel 3: 
Eisen en beproevingsmethoden voor installaties met handbediening voor 
activeren en stoppen

NEN-EN 12094-4:2004 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor blusgassystemen - Deel 4: 
Eisen en beproevingsmethoden voor regelkleppen voor drukvaten en 
bijbehorende bedieningsmechanismen

NEN-EN 12094-5:2006 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor blusgassystemen - Deel 5: 
Eisen en beproevingsmethoden voor verdeelafsluiters voor hoge en lage 
druk en bijbehorende actuatoren

NEN-EN 12094-6:2006 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor blusgassystemen - Deel 6: 
Eisen en beproevingsmethoden voor niet-elektrische blokkeerinrichtingen

NEN-EN 12094-7:2001/A1:2005 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor CO2 systemen - Deel 7: 
Eisen en beproevingsmethoden voor afblaasmonden

NEN-EN 12094-7:2001 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor CO2-systemen - Deel 7: 
Eisen en beproevingsmethoden voor afblaasmonden

NEN-EN 12094-8:2006 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor blusgassystemen - Deel 8: 
Eisen en beproevingsmethoden voor koppelingen

NEN-EN 12094-9:2003 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor blusgassystemen - Deel 9: 
Eisen en beproevingsmethoden voor speciale branddetectors

NEN-EN 12094-10:2003 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor blusgassystemen - Deel 10: 
Eisen en beproevingsmethoden voor drukmeters en schakelaars voor het 
regelen van de druk

NEN-EN 12094-11:2003 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor blusgassystemen - Deel 11: 
Eisen en beproevingsmethoden voor mechanische weegmiddelen

NEN-EN 12094-12:2003 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor blusgassystemen - Deel 12: 
Eisen en beproevingsmethoden voor pneumatische alarmapparatuur

NEN-EN 12094-13:2001 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor blusgassystemen - Deel 13: 
Eisen en beproevingsmethoden voor terugslagkleppen en keerkleppen

NEN-EN 12094-13:2001/C1:2002 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor blusgassystemen - Deel 13: 
Eisen en beproevingsmethoden voor terugslagkleppen en keerkleppen

NEN-EN 12094-16:2003 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor blusgassystemen - Deel 16: 
Eisen en beproevingsmethoden voor odoriseerinstallaties in CO2-
systemen met lage druk

NEN-EN 12101-1:2005/A1:2006 en Installaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 1: Specificatie voor 
rookgordijnen

NEN-EN 12101-2:2003 en Installaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 2: Specificatie voor 
natuurlijke rook- en warmteafvoerinstallaties

NEN-EN 12101-3:2002 en Installaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 3: Specificaties voor 
mechanische rook- en warmteventilatoren

NEN-EN 12101-3:2002/C1:2006 en Installaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 3: Specificaties voor 
mechanische rook- en warmteventilatoren

NPR-CEN/TR 12101-4:2009 en Installaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 4: Geïnstalleerde 
SHEVS systemen voor rook en warmte ventilatie
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NPR-CEN/TR 12101-5:2005 en Installaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 5: Richtlijnen voor 
functionele aanbeveling en berekening van rook- en warmte-
afvoerinstallaties

NEN-EN 12101-8:2011 en Installaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 8: Rookregelkleppen

NEN-EN 12259-1:1999+A1:2001 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers en 
watersproeisystemen - Deel 1: Sprinklers

NEN-EN 12259-1:1999+A1:2001/A2:2004 
en

Vaste brandblusinstallatie-onderdelen voor sprinklers en 
watersproeisystemen - Deel 1: Sprinklers

NEN-EN 12259-1:1999+A1:2001/A3:2006 
en

Vaste brandblusinstallatie - Onderdelen voor sprinklers en 
watersproeisystemen - Deel 1: Sprinklers

NEN-EN 12259-2:1999/A1:2001 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers en 
watersproeisystemen - Deel 2: Natte alarmkleppen

NEN-EN 12259-2:1999 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinkler- en 
watersproeisystemen - Deel 2: Natte alarmkleppen

NEN-EN 12259-2:1999/C1:2002 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinkler- en 
watersproeisystemen - Deel 2: Natte alarmkleppen

NEN-EN 12259-2:1999/A2:2005 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers en 
watersproeisystemen - Deel 2: Natte alarmkleppen

NEN-EN 12259-3:2000/A1:2001 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers en 
watersproeisystemen - Deel 3: Droog-alarm kleppen, inclusief versnellers 
en ontluchters

NEN-EN 12259-3:2000 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers en 
watersproeisystemen - Deel 3: Droog-alarmkleppen, inclusief versnellers 
en ontluchters

NEN-EN 12259-3:2000/A2:2005 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers en 
watersproeisystemen - Deel 3: Droog-alarm kleppen, inclusief versnellers 
en ontluchters

NEN-EN 12259-4:2000 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers en 
watersproeisystemen - Deel 4: Waterturbine aangedreven alarmbellen

NEN-EN 12259-4:2000/A1:2001 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers en 
watersproeisystemen - Deel 4: Waterturbine aangedreven alarmbellen

NEN-EN 12259-5:2002 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers en 
watersproeisystemen - Deel 5: Waterstroomschakelaars

NEN-EN 12416-2:2001+A1:2007 en Vaste brandblusinstallaties - Poedersystemen - Deel 2: Ontwerp, aanleg en 
onderhoud

NEN-EN 12845:2004+A2:2009+NEN 
1073:2010 nl

Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklerinstallaties - Ontwerp, 
installatie en onderhoud

NEN-EN 12845:2004+A2:2009 en Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklerinstallaties - Ontwerp, 
installatie en onderhoud

NEN-EN 13565-1:2004+A1:2007 en Vaste brandblusinstallaties - Schuimsystemen - Deel 1: Eisen en 
beproevingsmethoden voor componenten

NEN-EN 13565-2:2009/C1:2009 en Vaste brandblusinstallaties - Schuimsystemen - Deel 2: Ontwerp, 
constructie en onderhoud

NEN-EN 13565-2:2009 en Vaste brandblusinstallaties - Schuimsystemen - Deel 2: Ontwerp, 
constructie en onderhoud

NEN-EN 13565-2:2009/C2:2010 en Vaste brandblusinstallaties - Schuimsystemen - Deel 2: Ontwerp, 
constructie en onderhoud

NPR-CEN/TR 14568:2003 en EN 54 - Automatische brandmeldinstallaties - Interpretaties van EN 54-
2:1997

NEN-EN 14604:2005 en Rookmelders
NEN-EN 14604:2005/C1:2008 en Rookmelders
CEN/TR 14819-1:2004 en Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor personenvervoer - 

Brandpreventie en -bestrijding - Deel 1: Kabelspoorwegen in tunnels
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CEN/TR 14819-2:2005 en Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor personenvervoer - 
Brandpreventie en -bestrijding - Deel 2: Andere kabelspoorwegen en 
andere installaties

NPR-CEN/TS 14972:2011 en Vaste brandblusinstallaties - Watermistinstallaties - Ontwerp en installatie

NEN-EN 15004-1:2008 en Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 1: Ontwerp, 
installatie en onderhoud

NEN-EN 15004-2:2008 en Vaste brandblusinstallaties - Blusgasystemen - Deel 2:Fysische 
eigenschappen en systeemontwerp voor blusgassystemen voor blusmiddel 
FK-5-1-12

NEN-EN 15004-3:2008 en Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 3: Fysische 
eigenchappen en systeemontwerp voor blusgassystemen voor blusmiddel 
HCFC mengsel A

NEN-EN 15004-4:2008 en Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 4: Fysische 
eigenschappen en systeemontwerp voor blusgassystemen voor blusmiddel 
HFC 125

NEN-EN 15004-5:2008 en Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 5: Fysische 
eigenschappen en systeemontwerp voor blusgassystemen voor blusmiddel 
HFC 227ea

NEN-EN 15004-6:2008 en Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 6: Fysische 
eigenschappen en systeemontwerp voor blusgassystemen voor blusmiddel 
HFC 23

NEN-EN 15004-7:2008 en Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 7: Fysische 
eigenschappen en systeemontwerp voor blusgassystemen voor blusmiddel 
IG-01

NEN-EN 15004-8:2008 en Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 8: Fysische 
eigenschappen en systeemontwerp voor blusgassystemen voor blusmiddel 
IG-100

NEN-EN 15004-9:2008 en Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 9: Fysische 
eigenschappen en systeemontwerp voor blusgassystemen voor blusmiddel 
IG-55

NEN-EN 15004-10:2008 en Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 10: Fysische 
eigenschappen en systeemontwerp voor blusgassystemen voor blusmiddel 
IG-541

NPR-CEN/TS 15176:2005 en Evaluatie van conformiteit van normen voor brandblusinstallaties
NPR-CEN/TR 15276-1:2009 en Vaste brandblusinstallaties - Aerosol blussystemen - Deel 1: Eisen en 

beproevingsmethoden voor onderdelen
NPR-CEN/TR 15276-2:2009 en Vaste brandblusinstallaties - Aerosol blussystemen - Deel 2: Ontwerp, 

installatie en onderhoud
NEN-EN 16081:2011 en Hyperbare kamers - Specifieke eisen voor brandblussystemen - Prestatie, 

installatie en beproeving
NPR-CEN/TS 45545-1:2009 en Spoorwegtoepassingen - Brandbescherming op railvoertuigen - Deel 1: 

Algemeen
NPR-CLC/TS 45545-5:2009 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Bescherming tegen brand in 

railvoertuigen - Deel 5: brandveiligheidseisen voor de elektrische 
uitrusting met inbegrip van die van trolleybussen, railgeleide bussen en 
magnetisch zwevende voertuigen

NPR-CEN/TS 45545-6:2009 en Railtoepassingen - Brandbescherming op railvoertuigen - Deel 6: 
Brandcontrole en managementsystemen

NEN-EN 50264-1:2008 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Voedingsleidingen en 
stuurstroomleidingen met bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend 
materieel - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 50264-2-2:2008 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Voedingsleidingen en 
stuurstroomleidingen met bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend 
materieel - Deel 2-2: Leidingen met isolatie van vernette elastomeren - 
Meeraderige leidingen
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NEN-EN 50264-3-1:2008 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Voedingsleidingen en 
stuurstroomleidingen met bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend 
materieel - Deel 3-1: Leidingen met isolatie met gereduceerde dimensies 
van vernette elastomeren - Eenaderige leidingen

NEN-EN 50264-3-2:2008 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Voedingsleidingen en 
stuurstroomleidingen met bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend 
materieel - Deel 3-2: Leidingen met isolatie met gereduceerde dimensies 
van vernette elastomeren - Meeraderige leidingen

NEN-EN 50305:2002 en Railtoepassingen - Leidingen met bijzondere eigenschappen bij brand 
voor railvoertuigen - Beproevingsmethoden

NEN-EN 50355:2003 en Railtoepassingen - Leidingen met bijzondere eigenschappen bij brand 
voor railvoertuigen - Normale isolatie en speciale dunne isolatie - 
Richtlijnen voor het gebruik

NEN-ISO 7240-6:2011 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 6: Koolmonoxidemelders met 
elektrochemische cel

NEN-ISO 7240-17:2009 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 17: Kortsluit-isolatoren
NEN-ISO 7240-18:2009 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 18: Input/output toestellen

NEN-ISO 7240-20:2010 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 20: Aspiratie rookmelders

NEN-ISO 7240-24:2010 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 24: Geluidssystemen voor 
luidsprekers

NEN-ISO 7240-25:2010 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 25:  Componenten die radio 
transmissie paden gebruiken

NEN-ISO 7240-27:2009 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 27: Punttype branddetectoren 
werkend volgens het strooilicht-, verduisterings- of ionisatie rooksensoren, 
een elektro-chemische cel koolmonoxide sensor en een hittesensor

NEN-EN-ISO 9094-1:2003 en Kleine vaartuigen - Brandbescherming - Deel 1: Vaartuigen met een 
romplengte tot en met 15 m

NEN 1594:2006/C1:2007 nl Droge blusleidingen in en aan gebouwen
NEN 1594:2006 nl Droge blusleidingen in en aan gebouwen
NEN 2535:2009+C1:2010 nl Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en 

kwaliteitseisen en projectierichtlijnen
NEN 2535:2009/C1:2010-06 nl Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en 

kwaliteitseisen en projectierichtlijnen
NEN 2555:2008 nl Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties
NEN 2575:2004 nl Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsinstallaties - Systeem- en 

kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen
NEN 2575:2004/C1:2006 nl Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsinstallaties - Systeem- en 

kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen
NPR 2576:2005 nl Functiebehoud bij brand - Richtlijn voor bekabeling, ophanging en 

montage van transmissiewegen
NEN 2654-1:2002 nl Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 1: 

Brandmeldinstallaties
NEN 2654-2:2004 nl Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 2: 

Ontruimingsalarminstallaties
NEN 2654-3:2006 nl Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 

3:Rookbeheersingssystemen
NEN 4001:2006/C1:2008 nl Brandbeveiliging - Projectering van draagbare en verrijdbare 

blustoestellen
NEN 4001+C1:2008 nl Brandbeveiliging - Projectering van draagbare en verrijdbare 

blustoestellen
NEN 6055:2011 nl Thermische belasting op basis van het natuurlijk brandconcept - 

Bepalingsmethode
NPR 6059:2009 nl Brandscan bouwwerken
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NPR 6080:2009 nl Berekening opvang- en doorstroomcapaciteit bouwwerk
NEN 6088:2002 nl Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen 

en bepalingsmethoden
NEN 6089:2011 nl Bepaling van de opvang- en de doorstroomcapaciteit van een bouwwerk

NEN 6093:1995 nl Brandveiligheid van gebouwen - Beoordelingsmethode van rook- en 
warmteafvoerinstallaties

NEN 6093:1995/A1:2004 nl Brandveiligheid van gebouwen - Beoordelingsmethode van rook- en 
warmteafvoerinstallaties

NPR 6095-1:2005 nl Rookbeheersingssystemen - Deel 1: Richtlijnen voor het ontwerpen en 
installeren van RWA-installaties

NPR 6095-2:2005 nl Rookbeheersingssystemen - Deel 2: Richtlijnen voor het ontwerpen en 
installeren van overdrukinstallaties

NTA 8073-2:2011 nl Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklerinstallaties - 
Technische aanvullingen - Deel 2: Eisen voor toepassing van 
thermoplastische spanplafonds in gesprinklerde gebouwen

NTA 8073-1:2011 nl Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklerinstallaties - 
Technische aanvullingen - Deel 1: Bepaling van middellijnen van 
armpijpen bij grote doorstroomhoeveelheden

NEN-EN 81-73:2005 fr Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het aanbrengen van liften - 
Speciale toepassingen voor personen- en personen-goederenliften - Dee 
73: Gedrag van liften in geval van brand (Franse editie)

NEN-EN 81-73:2005 en Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het aanbrengen van liften - 
Speciale toepassingen voor personen- en personen-goederenliften - Deel 
73: Gedrag van liften in geval van brand

NVN-ENV 1187:2003/A1:2005 en Bepalingsmethoden voor het brandgevaarlijk zijn van daken
NVN-ENV 1187:2003 en Bepalingsmethoden voor het brandgevaarlijk zijn van daken
NEN-EN 1363-1:1999/C1:2001 nl Bepaling van de brandwerendheid - Deel 1: Algemene eisen
NEN-EN 1363-1:1999 en Bepaling van de brandwerendheid - Deel 1: Algemene eisen
NEN-EN 1363-2:1999 en Bepaling van de brandwerendheid - Deel 2: Alternatieve en aanvullende 

procedures
NEN-EN 1363-2:1999/C1:2001 nl Bepaling van de brandwerendheid - Deel 2: Alternatieve en aanvullende 

procedures
NVN-ENV 1363-3:1999 en Bepaling van de brandwerendheid - Deel 3: Verificatie van de 

ovenprestatie
NEN-EN 1364-1:1999 en Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende bouwdelen - Deel 1: 

Wanden
NEN-EN 1364-1:1999/C1:2001 en Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende bouwdelen - Deel 1: 

Wanden
NEN-EN 1364-2:1999 en Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende bouwdelen - Deel 2: 

Plafonds
NEN-EN 1364-2:1999/C1:2001 nl Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende bouwdelen - Deel 2: 

Plafonds
NEN-EN 1364-3:2006 en Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende bouwdelen - Deel 3: 

Vliesgevels - Volledige configuratie
NEN-EN 1364-4:2007 en Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende bouwdelen - Deel 4: 

Vliesgevels - Gedeeltelijke configuratie
NEN-EN 1365-1:1999 en Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 1: 

Muren
NEN-EN 1365-1:1999/C1:2001 nl Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 1: 

Muren
NEN-EN 1365-2:2001 en Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 2: 

Vloeren en daken

13.220.50 - Brandwerendheid van bouwmaterialen en bouwdelen
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NEN-EN 1365-3:2001 en Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 3: 
Liggers

NEN-EN 1365-4:1999/C1:2001 nl Bepaling van de brandwerendheid van dragende delen - Deel 4: 
Kolommen

NEN-EN 1365-4:1999 en Bepaling van de brandwerendheid van dragende delen - Deel 4: 
Kolommen

NEN-EN 1365-5:2005 en Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 5: 
Balkons en galerijen

NEN-EN 1365-6:2005 en Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 6: 
Trappen

NEN-EN 1366-1:1999/C1:2001 nl Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 1: 
Ventilatiekanalen

NEN-EN 1366-1:1999 en Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 1: 
Ventilatiekanalen

NEN-EN 1366-2:1999/C1:2001 nl Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 2: Brandkleppen

NEN-EN 1366-2:1999 en Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 2: Brandkleppen

NEN-EN 1366-3:2009 en Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 3: Afdichtingen 
voor doorvoeringen

NEN-EN 1366-4:2006+A1:2010 en Bepaling van de brandwerendheid van installaties in gebouwen - Deel 4: 
Afdichtingen voor rechte voegen

NEN-EN 1366-5:2010 en Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 5: 
Dienstleidingen en schachten

NEN-EN 1366-6:2005 en Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Verhoogde vloeren

NEN-EN 1366-7:2005 en Bepaling van de brandwerendheid van installaties in gebouwen - Deel 7: 
Afsluiting voor transportbanden en geleide transportsystemen

NEN-EN 1366-8:2005 en Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 
8:Rookafvoerkanalen

NEN-EN 1366-9:2008 en Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 9: 
Rookafvoerkanalen van RWA-installaties, bestemd voor afvoer van rook 
direct uit brandcompartiment naar buiten

NEN-EN 1366-10:2011 en Bepaling van de brandwerendheid van installaties in gebouwen - Deel 10: 
Rookkleppen

NEN-EN 1634-1:2008 en Bepaling van de brandwerendheid en rookwerendheid van deuren, luiken 
en te openen ramen en hang- en sluitwerk - Deel 1: Beproeving van de 
brandwerendheid van deuren, luiken en te openen ramen

NEN-EN 1634-2:2008 en Bepaling van de brandwerendheid en rookbeheersing van deuren, luiken, 
te openen ramen en hang- en sluitwerk - Deel 2: Brandwerende 
typeringsproef voor hang- en sluitwerk

NEN-EN 1634-3:2004 en Bepaling van de brandwerendheid en rookbeheersing van deuren, luiken, 
te openen ramen en hang- en sluitwerk - Deel 3: Brandwerende 
typeringsproef voor hang- en sluitwerk

NEN-EN 1634-3:2004/C1:2007 en Bepaling van de brandwerendheid en rookbeheersing van deuren, luiken, 
te openen ramen en hang- en sluitwerk - Deel 3: Brandwerende 
typeringsproef voor hang- en sluitwerk

NEN-EN 1991-1-2:2002/NB:2007 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-2 Eurocode 1: Belastingen op 
constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen - Belasting bij brand

NEN-EN 1991-1-2:2002/C1:2009 en Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen 
- Belasting bij brand

NEN-EN 1991-1-2:2002 en Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen 
- Belasting bij brand

NEN-EN 1991-1-2:2002 nl Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen 
- Belasting bij brand
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NEN-EN 1991-1-2:2002+NB:2007 nl Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen 
- Belasting bij brand

NEN-EN 1992-1-2:2005 en Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-2: 
Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1992-1-2:2005 nl Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-2: 
Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1992-1-2:2005/C1:2008 en Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-2: 
Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1992-1-2:2005+NB:2007 nl Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-2: 
Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1993-1-2:2005/C1:2006 en Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-2: 
Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1993-1-2:2005/NB:2007 en Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-2 Eurocode 3: Ontwerp en 
berekening van staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp 
en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1993-1-2:2005/NB:2007 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-2 Eurocode 3: Ontwerp en 
berekening van staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp 
en berekening van constructies bij brand (inclusief C1:2006)

NEN-EN 1993-1-2:2005 nl Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-2: 
Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand 
(inclusief C1:2006)

NEN-EN 1993-1-2:2005 en Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-2: 
Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand 
(inclusief C1:2006)

NEN-EN 1993-1-2:2005/C2:2009 en;fr;de Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-2: 
Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1993-1-2:2005+NB:2007 nl Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-2: 
Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand 
(inclusief C1:2006)

NEN-EN 1994-1-2:2005/NB:2007 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-1-2 Eurocode 4: Ontwerp en 
berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - 
Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005 en Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-
2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005 nl Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-
2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005+NB:2007 nl Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-
2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005/NB:2007 en Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-1-2 Eurocode 4: Ontwerp en 
berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - 
Ontwerp enberekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005/C1:2008 en Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-
2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1995-1-2:2005/C2:2009 en Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2: 
Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
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NEN-EN 1995-1-2:2005/C1:2006 en Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2: 
Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1995-1-2:2005 nl Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2: 
Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij brand (inclusief 
C1:2006). Zie NEN-EN 1995-1-2

NEN-EN 1995-1-2:2005 en Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2: 
Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1995-1-2:2005/NB:2011 en Nationale bijlage bij NEN-EN 1995-1-2 Eurocode 5: Ontwerp en 
berekening van houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en 
berekening van constructies bij brand (inclusief C1:2006 en C2:2009)

NEN-EN 1995-1-2:2005/NB:2011 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1995-1-2 Eurocode 5: Ontwerp en 
berekening van houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en 
berekening van constructies bij brand (inclusief C1:2006 en C2:2009)

NEN-EN 1996-1-2:2005/C1:2010 en Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - 
Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij 
brand

NEN-EN 1996-1-2:2005+NB:2007 nl Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - 
Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij 
brand

NEN-EN 1996-1-2:2005/NB:2007 en Nationale bijlage bij NEN-EN 1996-1-2 Eurocode 6: Ontwerp en 
berekening van constructies van metselwerk - Deel 1-2: Algemene regels - 
Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1996-1-2:2005/NB:2007 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1996-1-2 Eurocode 6: Ontwerp en 
berekening van constructies van metselwerk - Deel 1-2: Algemene regels - 
Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NVN-ENV 1999-1-2:1998 en Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-
2: Algemene regels - Constructieve brandveiligheid

NEN-EN 1999-1-5:2007 en Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-
5: Schaalconstructies

NEN-EN 1999-1-5:2007/C1:2009 en Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-
5: Schaalconstructies

NEN-EN 13238:2010 en Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten - 
Conditioneringsprocedures en algemene regels voor de keuze van 
ondergronden

NVN-ENV 13381-2:2003 en Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan 
brandwerendheid van draagconstructie-onderdelen - Deel 2: Verticale 
beschermende membranen

NVN-ENV 13381-3:2003 en Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan 
brandwerendheid van draagconstructie-onderdelen - Deel 3: Bescherming, 
aangebracht op betonnen constructiedelen

NVN-ENV 13381-4:2003 en Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan 
brandwerendheid van draagconstructionderdelen - Deel 4: Bescherming 
aangebracht op stalen constructiedelen

NVN-ENV 13381-5:2003 en Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan 
brandwerendheid van draagconstructie-onderdelen - Deel 5: Bescherming, 
aangebracht op beton/geprofileerde staalplaat-composiet constructiedelen

NVN-ENV 13381-6:2002 en Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan 
brandwerendheid van draagconstructie-onderdelen - Deel 6: Bescherming, 
aangebracht op met beton gevulde holle stalen kolommen

NVN-ENV 13381-7:2003 en Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan 
brandwerendheid van draagconstructie-onderdelen - Deel 7: Bescherming 
aangebracht op houten constructiedelen
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NEN-EN 13381-8:2010 en Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan de 
brandwerendheid van constructiedelen - Deel 8: Reagerende bescherming 
aangebracht op stalen constructiedelen

NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009 en Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: 
Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag

NEN-EN 13501-2:2007+A1:2009 en Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 2: 
Classificatie op grond van resultaten van brandwerendheidsproeven, 
behalve voor ventilatiesystemen

NEN-EN 13501-3:2006+A1:2009 en Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 3: 
Classificatie op grond van resultaten van brandwerendheidsproeven op 
onderdelen van installaties in gebouwen anders dan RWA installaties

NEN-EN 13501-4:2007+A1:2009 en Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 4: 
Classificatie op grond van resultaten van brandwerendheidsproeven op 
RWA installaties

NEN-EN 13501-5:2006+A1:2009 en Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 5: 
Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het 
brandgevaarlijk zijn van daken

NEN-EN 14135:2005 en Bekledingen - Bepaling van de beschermende werking tegen brand
NEN-EN 14187-7:2003 en Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 7: 

Beproevingsmethode voor de bepaling van de vlambestendigheid
NEN-EN 14390:2007 en Brandproef - Referentie-kamerproef op ware grootte voor oppervlakte-

producten
NEN-EN 14496:2005 en Op gips gebaseerde lijmen voor samengestelde thermisch/akoestische 

isolatiepanelen en gipsplaten - Definities, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 15080-8:2009 en Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van 
brandwerendheidsproeven - Deel 8: Balken

NEN-EN 15080-12:2011 en Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van 
brandwerendheidsproeven - Deel 12: Gemetselde dragende wanden

NPR-CEN/TS 15117:2005 en Richtlijn voor direct en uitgebreid geldigheidsgebied van 
beproevingsresultaten

NEN-EN 15254-2:2009 en Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van 
brandwerendheidsproeven;Niet-dragende wanden - Deel 2: Metselwerk- 
en gipsblokken

NEN-EN 15254-4:2008+A1:2011 en Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van 
brandwerendheidsproeven - Niet-dragende wanden - Deel 4: Glazen 
wanden

NEN-EN 15254-5:2009 en Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van 
brandwerendheidsproeven - Niet-dragende wanden - Deel 5: Metalen 
sandwichpanelen

NEN-EN 15269-1:2010 en Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van brandwerendheids- en/of 
rookwerendheidsproeven voor deuren, luiken en te openen ramen, 
inclusief hang- en sluitwerk - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 15269-7:2009 en Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van 
brandwerendheidsproeven en rookwerendheidsproeven voor deuren, 
luiken en te openen ramen inclusief hang- en sluitwerk - Deel 7: 
Brandwerendheid van stalen schuifdeuren

NEN-EN 15269-10:2011 en Uitbreiding geldigheidsgebied van beproevingsresultaten van brand- en/of 
rookwerendheid van deuren en luiken inclusief hang-en sluitwerk - Deel 
10: Brandwerendheid van stalen rolluiken

NEN-EN 15269-20:2009 en Uitbreiding geldigheidsgebied van beproevingsresultaten van 
brandwerendheid en/of rookwerendheid van deuren en luiken inclusief 
hang-en sluitwerk - Deel 20: Stalen, houten en metaal omkaderde glazen 
scharnierende en taatsende rookwerende deuren
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NEN-EN 15423:2008 en Ventilatie van gebouwen - Voorzorgsmaatregelen tegen brand voor 
luchtverdeelsystemen in gebouwen

NPR-CEN/TS 15447:2006 en Opstelling proefstukken bij bepaling van het brandgedrag onder Richtlijn 
bouwproductie

NEN-EN 15725:2010 en Rapporten over uitbreiding geldigheidsgebied van brandeigenschappen 
van bouwproducten en -elementen

NEN-EN 15882-3:2009 en Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van 
brandwerendheidsproeven - Deel 3: Afdichtingen

NPR-CEN/TR 15985:2010 en Thermische isolatie producten - Fabrieksmatig vervaardigde producten 
van geëxpandeerd polystyrene (EPS) - Vrijwillige verklaring van ruw 
materiaal

NEN-EN 15998:2010 en Glas in de gebouwen - Veiligheid in geval van brand, brandwerendheid -
Test methodiek voor classificatie van glas

NEN-EN 16000:2010 en Kunststofleidingsystemen - Binnenhuis systemen - Bevestigen en 
vastzetten van onderdelen voor de beproeving van de thermische 
weerstand in een "single burning item" beproeving

NEN-EN-ISO 1182:2010 en Beproeving van het brandgedrag van bouwproducten - 
Ontvlambaarheidsproef

NEN-EN-ISO 1716:2010 en Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten - Bepaling van de 
verbrandingswarmte

NPR-ISO/TR 9705-2:2001 en Reactie op brandbeproevingen - Kamerproef op ware grootte voor 
oppervlakteproducten - Deel 2: Technische achtergrond en richtlijn

NEN-EN-ISO 11925-2:2010/C1:2011 
en;fr;de

Brandgedragproeven - Ontvlambaarheid van bouwproducten bij directe 
blootstelling aan vlammen - Deel 2: Beproeving met vlammen uit één bron

NEN-EN-ISO 11925-2:2010 en Brandgedragproeven - Ontvlambaarheid van bouwproducten bij directe 
blootstelling aan vlammen - Deel 2: Beproeving met vlammen uit één bron

NPR-ISO/TR 12471:2004 en Modellen voor ontwerp en berekening bij brand - Overzicht van 
berekeningsmodellen, brandproeven voor het bepalen van benodigde 
materiaaleigenschappen en behoefte aan verdere ontwikkeling

NEN-ISO 13784-1:2003 en Bepaling van het brandgedrag van sandwichpaneel-bouwsystemen - Deel 
1: Klein-schaal beproeving

NEN-ISO 13784-2:2008 en Bepaling van het brandgedrag van sandwichpaneel-bouwsystemen - Deel 
2: Grote-schaal beproeving

NPR-ISO/TS 17431:2006 en Brandproef - Gereduceerde schaalproef
NPR-ISO/TS 22269:2005 en Bepaling van het brandgedrag - Branduitbreiding - Proef op ware grootte 

voor trappen en trapbedekkingen
NEN 1775:1991 nl Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren
NEN 1775:1991/A1:1997 nl Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren
NEN 6061:1991 nl Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen

NEN 6061:1991/A2:2002 nl Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen

NEN 6062:1991/A1:1997 nl Bepaling van de brandveiligheid van rookafvoervoorzieningen
NEN 6062:1991 nl Bepaling van de brandveiligheid van rookafvoervoorzieningen
NEN 6063:2008 nl Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken
NEN 6064:1991/A2:2001 nl Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen
NEN 6064:1991 nl Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen
NEN 6065:1991 nl Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van 

bouwmateriaal(combinaties)
NEN 6065:1991/A1:1997 nl Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal 

(combinaties)
NEN 6066:1991/A1:1997 nl Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal(combinaties)
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NEN 6066:1991 nl Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal(combinaties)

NEN 6068:2008 nl Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen 
ruimten

NEN 6069:2005/A1:2005 nl Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en 
bouwproducten en het classificeren daarvan

NEN 6069:2005 nl Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en 
bouwproducten en het classificeren daarvan

NEN 6075:1991/A1:1997 nl Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten
NEN 6075:1991 nl Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten
NEN 6075:1991/C1:2005 nl Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten
NEN 6076:1991 nl Experimentele bepaling van de brandwerendheid van ventilatiekanalen 

zonder brandkleppen
NEN 6076:1991/A2:2001 nl Experimentele bepaling van de brandwerendheid van ventilatiekanalen 

zonder brandkleppen
NEN 6077:1993 nl Experimentele bepaling van de brandwerendheid van ventilatiekanalen 

voorzien van brandkleppen
NEN 6077:1993/A2:2001 nl Experimentele bepaling van de brandwerendheid van ventilatiekanalen 

voorzien van brandkleppen
NEN 6090:2006 nl Bepaling van de vuurbelasting
NPR 6091:2009 nl Weerstand tegen brandoverslag
NEN 8062:1995/A1:1997 nl Brandveiligheid van gebouwen - Methode voor het beoordelen van de 

brandveiligheid van rookafvoervoorzieningen van bestaande gebouwen

NEN 8062:1995 nl Brandveiligheid van gebouwen - Methode voor het beoordelen van de 
brandveiligheid van rookafvoervoorzieningen van bestaande gebouwen

NTA 8825:2010 nl Brandgedrag van schermmateriaal voor toepassing in tuinbouwkassen - 
Beproevingsmethode en klassering

NEN-EN 54-24:2008 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 24: Alarminstallaties met 
gesproken woord - Luidsprekers

NEN-EN 356:1999 en Glas in gebouwen - Beveiligingsbeglazing - Beproeving en classificatie 
van de weerstand tegen manuele aanval

NEN-EN 1047-1:2005 en Waardeberging - Eisen en beproevingsmethoden voor de brandwerendheid 
- Deel 1: Brandwerende kasten en disketteverpakkingen

NEN-EN 1047-2:2009 en Waardeberging - Eisen en beproevingsmethoden voor de brandwerendheid 
- Deel 2: Brandwerende archieven en datacontainers

NEN-EN 1063:2000 en Glas voor gebouwen - Beveiligingsbeglazing - Beproeven en classificatie 
van de kogelwerendheid

NEN-EN 1143-1:2005+A1:2009 en Waardeberging - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden van de 
weerstand tegen inbraak - Deel 1: Safes, geldautomaatkluizen, kluisdeuren 
en kluizen

NEN-EN 1143-1:2005+A1:2009/C1:2009 
en

Waardeberging - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden van de 
weerstand tegen inbraak - Deel 1: Safes, geldautomaatkluizen, kluisdeuren 
en kluizen

NEN-EN 1143-2:2001 en Waardeberging - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden van de 
weerstand tegen inbraak - Deel 2: Afstortsystemen

NEN-EN 1300:2004+A1:2011 en Waardeberging - Classificatie van hoge veiligheidssloten naar gelang hun 
weerstand tegen onbevoegd openen

NEN-EN 1522:1998 en Ramen, deuren, luiken en zonneschermen - Kogelwerendheid - Eisen en 
classificatie

13.310 - Bescherming tegen criminaliteit
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NEN-EN 1523:1998 en Ramen, deuren, luiken en zonneschermen - Kogelwerendheid - 
Beproevingsmethode

NEN-EN 1627:2011 en Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken - Inbraakwerendheid - 
Eisen en classificatie

NEN-EN 1628:2011 en Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken - Inbraakwerendheid - 
Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand tegen statische 
belasting

NEN-EN 1629:2011 en Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken - Inbraakwerendheid - 
Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand tegen 
dynamische belasting

NEN-EN 1630:2011 en Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken - Inbraakwerendheid - 
Beproevingsmethoden voor de bepaling van de weerstand tegen manuele 
inbraakpogingen

NEN-EN 14383-1:2006 en;fr;de Criminaliteitspreventie door stedebouwkundig en bouwkundig ontwerp - 
Deel 1: Definities van specifieke termen

NPR-CEN/TR 14383-2:2007 en Criminaliteitspreventie - Stedenbouwkundig en bouwkundig ontwerp - 
Deel 2 : Stedenbouwkundig ontwerp

CEN/TS 14383-3:2006 en Criminaliteitspreventie - Stedebouwkundig en bouwkundig ontwerp - Deel 
3: Woningen

CEN/TS 14383-4:2006 en Criminaliteitspreventie - Stedebouwkunde en ontwerp - Deel 4: Winkels 
en kantoren

NPR-CEN/TR 14383-5:2010 en Criminaliteitspreventie door stedebouwkundig en bouwkundig ontwerp - 
Deel 5: Benzinestations

NPR-CEN/TR 14383-7:2009 en Criminaliteitspreventie - Stedebouwkunde en ontwerp - Deel 7: Ontwerp 
en management van openbaar vervoerbedrijven

NPR-CEN/TR 14383-8:2009 en Criminaliteitspreventie - Stedebouwkunde en ontwerp - Deel 8: 
Beveiliging van gebouwen en terreinen tegen criminele aanvallen met 
voertuigen

NEN-EN 14450:2005 en Waardeberging - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden voor 
weerstand tegen inbraak - Inbraakwerende kasten

NEN-EN 15602:2008 en Veiligheid service aanbieders - Terminologie
NEN-EN 15713:2009 en Zekere vernietiging van vertrouwelijk materiaal - Praktijkrichtlijn
NEN-EN 16082:2011 en Provisie van vliegtuigbewakingsservice
NEN-EN 50131-1:2006 en Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 1: Systeemeisen

NEN-EN 50131-1:2006/IS2:2010 en Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 1: Systeemeisen

NEN-EN 50131-1:2006/A1:2009 en Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 1: Systeemeisen

NEN-EN 50131-2-2:2008 en Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-2: Inbraakdetectoren - 
Passieve infrarood detectoren

NEN-EN 50131-2-3:2008 en Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-3: Eisen voor 
microgolfdetectoren

NEN-EN 50131-2-4:2008 en Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-4: Eisen voor 
gecombineerde passieve infrarood- en microgolfdetectoren

NEN-EN 50131-2-5:2008 en Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-5: Eisen voor 
gecombineerde passieve infrarood- en ultrasone detectoren

NEN-EN 50131-2-6:2008 en Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-6: Openingsmelders 
(magneetcontacten)

NEN-EN 50131-3:2009 en Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 3: Bedienings- en 
aanduidingsapparatuur

NEN-EN 50131-5-3:2005/A1:2008 en Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 5-3: Eisen voor 
interconnectiesystemen met gebruik van RF-technieken
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NEN-EN 50131-5-3:2005/IS1:2010 en Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 5-3: Eisen voor 
interconnectiesystemen met gebruik van RF-technieken - Interpretatie van 
Subclause 5.1.6

NEN-EN 50131-5-3:2005 en Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 5-3: Eisen voor 
interconnectiesystemen met gebruik van RF-technieken

NEN-EN 50131-6:2008 en Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 6: Voedingseenheden
NPR-CLC/TS 50131-7:2010 en Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 7: Richtlijnen voor 

de toepassing
NEN-EN 50131-8:2009 en Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 8: Mistgeneratoren voor 

inbraakbeveiliging
NEN-EN 50132-1:2010 en Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen voor 

veiligheidstoepassingen - Deel 1: Systeemeisen
NEN-EN 50132-1:2010/C1:2010 en Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen voor 

veiligheidstoepassingen - Deel 1: Systeemeisen
NEN-EN 50132-2-1:1997 en Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen voor gebruik in 

beveiligingstoepassingen - Deel 2-1: Zwart-wit camera's
NEN-EN 50132-4-1:2001 en Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen - Deel 4-1: Zwart-

wit monitors
NEN-EN 50132-5:2001 en Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen voor 

veiligheidstoepassingen - Deel 5: Videotransmissie
NEN-EN 50132-7:1996 en Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen voor gebruik in 

beveiligingstoepassingen - Deel 7: Richtlijnen voor de toepassing
NEN-EN 50486:2008 en Apparatuur voor gebruik in audio en video parlofoon-installaties
NPR-CLC/TR 50515:2008 en Lijst van interpretaties op gepubliceerde normen van "Alarmsystemen"

NEN 10839-2-2:1989 en;fr Alarminstallaties - Deel 2: Eisen voor inbraakalarminstallaties - Sectie 
twee: Algemene eisen voor detectoren

NEN-ISO 22448:2010 en Grondverzet - Antidiefstal systemen - Classificatie en uitvoering
NEN 5087:2007 nl Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van dak- en 

gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen
NEN 5089:2009 nl Inbraakwerend hang- en sluitwerk - Classificatie, eisen en 

beproevingsmethoden
NEN 5096:2007+C2:2011 nl Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en 

vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden

NEN 5096:2007/C2:2011 nl Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en 
vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden

NPR 7400:2000 nl Waardeberging - Termen en definities

NEN-EN 81-28:2003 fr Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het aanbrengen van liften - 
Liften voor het vervoer van personen en goederen - Deel 28: 
Afstandsalarm voor personen- en personen-goederenliften (Franse editie)

NEN-EN 81-28:2003 en Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het aanbrengen van liften - 
Liften voor het vervoer van personen en goederen - Deel 28: 
Afstandsalarm voor personen- en personen-goederenliften

NEN-EN 981:1997+A1:2008 en Veiligheid van machines - Systeem van akoestische en optische 
gevaarsignalen en informatieve signalen

NEN-EN 12094-12:2003 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor blusgassystemen - Deel 12: 
Eisen en beproevingsmethoden voor pneumatische alarmapparatuur

NEN-EN 12259-2:1999/A2:2005 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers en 
watersproeisystemen - Deel 2: Natte alarmkleppen

13.320 - Alarm- en waarschuwingssystemen
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NEN-EN 12259-3:2000/A1:2001 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers en 
watersproeisystemen - Deel 3: Droog-alarm kleppen, inclusief versnellers 
en ontluchters

NEN-EN 12259-3:2000 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers en 
watersproeisystemen - Deel 3: Droog-alarmkleppen, inclusief versnellers 
en ontluchters

NEN-EN 12259-4:2000/A1:2001 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers en 
watersproeisystemen - Deel 4: Waterturbine aangedreven alarmbellen

NEN-EN 12613:2009 en Waarschuwingssystemen van kunststof voor in de grond gelegde kabels en 
pijpleidingen met visuele eigenschappen

NEN-EN 14604:2005 en Rookmelders
NEN-EN 14604:2005/C1:2008 en Rookmelders
NEN-EN 15327-1:2008 en Railtoepassingen - Alarm subsysteem voor passagiers - Deel 1: Algemene 

eisen en bediening van het noodremsysteem door passagiers

NEN-EN 45502-2-3:2010 en Actieve implanteerbare medische hulpmiddelen - Deel 2-3: Bijzondere 
eisen voor cochlea en gehoor hersenstam implantaatsystemen

NEN-EN 45544-1:1999 en Werkplekatmosfeer - Elektrische apparatuur gebruikt voor de directe 
opsporing en directe concentratiemeting van giftige gassen en dampen - 
Deel 1: Algemene eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 45544-2:1999 en Werkplekatmosfeer - Elektrische apparatuur gebruikt voor de directe 
opsporing en directe concentratiemeting van giftige gassen en dampen - 
Deel 2: Prestatie-eisen voor apparatuur te gebruiken voor 
concentratiemetingen in het gebied van de grenswaarden

NEN-EN 45544-3:1999 en Werkplekatmosfeer - Elektrische apparatuur gebruikt voor de directe 
opsporing en directe concentratiemeting van giftige gassen en dampen - 
Deel 3: Prestatie-eisen voor apparaten gebruikt voor meting van 
concentraties boven toegestane grenswaarden

NEN-EN 45544-4:1999 en Werkplekatmosfeer - Elektrische apparatuur gebruikt voor de directe 
opsporing en directe concentratiemeting van giftige gassen en dampen - 
Deel 4: Leidraad voor selectie, installatie, gebruik en onderhoud

NEN-EN 50104:2010 en Elektrisch materieel voor de detectie en meting van zuurstof - 
Gebruikseigenschappen en beproevingsmethoden

NEN-EN 50130-4:2011 en Alarmsystemen - Deel 4: Elektromagnetische compatibiliteit - 
Produktgroepnorm - Immuniteitseisen voor onderdelen van brand-, 
inbraak-, overval-, CCTV, toegangscontrole en sociale alarmsystemen

NEN-EN 50130-5:2011 en Alarmsystemen - Deel 5: Beproevingsmethoden voor de invloed van 
omgevingsinvloeden

NEN-EN 50131-2-3:2008 en Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-3: Eisen voor 
microgolfdetectoren

NEN-EN 50131-2-5:2008 en Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-5: Eisen voor 
gecombineerde passieve infrarood- en ultrasone detectoren

NEN-EN 50131-2-6:2008 en Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-6: Openingsmelders 
(magneetcontacten)

NPR-CLC/TS 50131-2-7-2:2009 en Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-7-2: Inbraakdetectoren - 
Glasbreukdetectoren (passief)

NPR-CLC/TS 50131-2-7-3:2009 en Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-7-3: Inbraakdetectoren - 
Glasbreukdetectoren (actief)

NPR-CLC/TS 50131-2-7-1:2009 en Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-7-1: Inbraakdetectoren - 
Glasbreukdetectoren (akoestisch)

NEN-EN 50131-4:2009 en Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 4: 
Waarschuwingsapparatuur
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NEN-EN 50131-8:2009 en Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 8: Mistgeneratoren voor 
inbraakbeveiliging

NEN-EN 50133-1:1996/A1:2002 en Alarmsystemen - Toegangsbewakingssystemen voor 
beveiligingstoepassingen - Deel 1: Systeemeisen

NEN-EN 50133-1:1996 en Alarmsystemen - Toegangsbewakingssystemen voor 
beveiligingstoepassingen - Deel 1: Systeemeisen

NEN-EN 50133-1:1996/C1:1998 en Alarmsystemen - Toegangsbewakingssystemen voor 
beveiligingstoepassingen - Deel 1: Systeemeisen

NEN-EN 50133-2-1:2000 en Alarmsystemen - Toegangsbewakingssystemen voor 
beveiligingstoepassingen - Deel 2-1: Algemene eisen voor onderdelen

NEN-EN 50133-7:1999 en Alarmsystemen - Toegangsbewakingssystemen voor 
beveiligingstoepassingen - Deel 7: Richtlijnen voor de toepassing

NEN-EN 50134-1:2002 en Alarmsystemen - Sociale alarmsystemen - Deel 1: Systeemeisen
NEN-EN 50134-2:1999 en Alarmsystemen - Sociale alarmsystemen - Deel 2: Toestellen voor het in 

werking stellen van het alarm
NEN-EN 50134-3:2001 en Alarmsystemen - Sociale alarmsystemen - Deel 3: Lokale eenheid en 

besturingen
NEN-EN 50134-5:2004 en Alarmsystemen - Sociale alarmsystemen - Deel 5: Verbindingen en 

communicaties
NPR-CLC/TS 50134-7:2004 en Alarmsystemen - Sociale alarmsystemen - Deel 7: Richtlijnen voor de 

toepassing
NEN-EN 50136-1-1:1998/A2:2008 en Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -apparatuur - Deel 1-1: 

Algemene eisen voor alarmtransmissiesystemen
NEN-EN 50136-1-1:1998 en Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -apparatuur - Deel 1-1: 

Algemene eisen voor alarmtransmissiesystemen
NEN-EN 50136-1-1:1998/A1:2001 en Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -apparatuur - Deel 1-1: 

Algemene eisen voor alarmtransmissiesystemen
NEN-EN 50136-1-2:1998 en Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -apparatuur - Deel 1-2: 

Eisen voor systemen die gebruik maken van vaste alarmverbindingen

NEN-EN 50136-1-3:1998 en Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -apparatuur - Deel 1-3: 
Eisen voor systemen met overdrachtseenheden die digitale signalen 
doorgeven via het openbare telefoonnetwerk

NEN-EN 50136-1-4:1998 en Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -apparatuur - Deel 1-4: 
Eisen voor systemen met overdrachtseenheden die gesproken berichten 
doorgeven via het openbare telefoonnetwerk

NEN-EN 50136-1-5:2008 en Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -apparatuur - Deel 1-5: 
Eisen voor pakketgeschakelde netwerken

NEN-EN 50136-2-1:1998/A1:2001 en Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -apparatuur - Deel 2-1: 
Algemene eisen voor alarmtransmissieapparatuur

NEN-EN 50136-2-1:1998 en Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -apparatuur - Deel 2-1: 
Algemene eisen voor alarmtransmissieapparatuur

NEN-EN 50136-2-1:1998/C1:1998 en Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -apparatuur - Deel 2-1: 
Algemene eisen voor alarmtransmissieapparatuur

NEN-EN 50136-2-2:1998 en Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -apparatuur - Deel 2-2: 
Eisen voor apparatuur gebruikt in systemen die gebruik maken van vaste 
alarmverbindingen

NEN-EN 50136-2-3:1998 en Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -apparatuur - Deel 2-3: 
Eisen voor apparatuur gebruikt in systemen met overdrachtseenheden die 
digitale signalen doorgeven via het openbare telefoonnetwerk

NEN-EN 50136-2-4:1998 en Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -apparatuur - Deel 2-4: 
Eisen voor apparatuur gebruikt in systemen met overdrachtseenheden die 
gesproken berichten doorgeven via het openbare telefoonnetwerk
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NPR-CLC/TS 50136-4:2004 en Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -apparatuur - Deel 4: 
Aankondigingsapparatuur voor gebruik in alarmontvangstcentrales

NPR-CLC/TS 50136-7:2004 en Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en apparatuur - Deel 7: 
Richtlijnen voor de toepassing

NEN-EN 50194-1:2009 en Elektrische toestellen voor de detectie van brandbare gassen in 
woonhuizen - Deel 1: Beproevingsmethoden en prestatie-eisen

NEN-EN 50194-2:2007 en Elektrische toestellen voor de detectie van brandbare gassen in 
woonhuizen - Deel 2: Elektrische apparaten voor een continue bediening 
in een vast opgestelde installatie in recreatieve voertuigen en soortgelijke 
woonhuizen - Aanvullende beproevingsmethoden en prestatie-eisen

NEN-EN 50270:2007 en Elektromagnetische compatibiliteit - Elektrisch materieel voor de detectie 
en meting van brandbare gassen, giftige gassen of zuurstof

NEN-EN 50271:2010 en Elektrisch materieel voor de detectie en meting van brandbare gassen, 
giftige gassen of zuurstof - Eisen voor en beproevingen van toestellen die 
gebruikmaken van programmatuur en digitale technieken

NEN-EN 50291-1:2010 en Elektrisch materieel voor de detectie van koolstofmonoxide in tot 
bewoning bestemde gebouwen - Deel 1: Beproevingsmethoden en 
prestatie-eisen

NEN-EN 50291-2:2010 en Elektrisch materieel voor de detectie van koolstofmonoxide in tot 
bewoning bestemde gebouwen - Deel 2: Elektrisch materieel voor continu 
gebruik in een vaste installatie in recreatieve voertuigen en soortgelijke 
verblijfsruimten, met inbegrip van pleziervaartuigen - Aanvullende 
beproevingsmethoden en prestatie-eisen

NPR-CLC/TS 50398:2009 en Alarmsystemen - Gecombineerde en geïntegreerde alarmsystemen - 
Algemene eisen

NEN-EN 50402:2005 en Elektrisch materieel voor de detectie en meting van brandbare of giftige 
gassen, dampen of zuurstof - Eisen aan de functionele veiligheid van 
vastbevestigde gasdetectiesystemen

NEN-EN 50402:2005/A1:2008 en Elektrisch materieel voor de detectie en meting van brandbare of giftige 
gassen, dampen of zuurstof - Eisen aan de functionele veiligheid van 
vastbevestigde gasdetectiesystemen

NEN-EN 50436-1:2005 en Alcoholsloten - Beproevingsmethoden en prestatie-eisen - Deel 1: 
Apparaten voor gebruik in rehabilitatieprogramma's voor overtreders van 
de alcoholverkeerswet

NEN-EN 50436-1:2005 nl Alcoholsloten - Beproevingsmethoden en prestatie-eisen - Deel 1: 
Apparaten voor gebruik in programma's voor overtreders van de 
alcoholverkeerswet

NEN-EN 50436-2:2008 en Alcoholsloten - Beproevingsmethoden en prestatie-eisen - Deel 2: 
Apparaten voor algemeen preventief gebruik

NEN-EN 50436-2:2008 nl Alcoholsloten - Beproevingsmethoden en prestatie-eisen - Deel 2: 
Apparaten met mondstuk voor algemeen preventief gebruik

NPR-CLC/TR 50436-3:2010 en Alcoholsloten - Beproevingsmethoden en prestatie-eisen - Deel 3: 
Leidraad voor beleidsvormers, inkopers en gebruikers

NPR-CLC/TR 50456:2008 en Alarm systemen - Richtlijnen voor alarmsystemen voor het bereiken van 
overeenstemming met EG-richtlijnen

NEN-EN 50518-1:2010 en Monitoring en alarm ontvangstcentrales - Deel 1: Locatie- en 
constructieeisen

NEN-EN 50518-2:2010/C1:2011 en Monitoring en alarmontvangstcentrales - Deel 2: Technische eisen
NEN-EN 50518-2:2010 en Monitoring en alarmontvangstcentrales - Deel 2: Technische eisen
NEN-EN 50518-3:2011 en Monitoring en alarmontvangstcentrales - Deel 3: Procedures en eisen voor 

de werking
NPR-CLC/TR 50531:2009 en Alarmsystemen - Termen en definities
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NEN-EN 50543:2011 en Elektronische draagbare en vervoerbare apparatuur ontworpen om de 
aanwezigheid van kooldioxide en/of koolmonoxide binnenshuis te 
detecteren - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN-IEC 60849:1998 en;fr Geluidsystemen voor toepassing in noodsituaties
NEN-EN-ISO 7731:2008 en Ergonomie - Gevaarsignalen voor openbare- en werkruimten - 

Akoestische gevaarsignalen
NEN-ISO 8201:2001 en Akoestiek - Akoestisch noodsignaal voor ontruiming
NEN-ISO 13475-1:1999 en Akoestiek - Stationaire hoorbare waarschuwingsinstallaties voor gebuik 

buiten - Deel 1: Veldmetingen voor de bepaling van de kwantiteit van de 
geluidsemissie

NVN-ISO/TS 13475-2:2001 en Akoestiek - Stationair hoorbaar waarschuwingsstelsel gebruikmakend van 
geluidssignalen in de buitenlucht - Deel 2: Precisiemethoden voor de 
bepaling van geluidemissiegrootheden

NEN 2575:2004/C1:2006 nl Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsinstallaties - Systeem- en 
kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen

NEN 2575:2004 nl Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsinstallaties - Systeem- en 
kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen

NEN-EN 13798:2010 en Hydrometrie - Specificatie voor een standaard regenmeter
NEN-EN 14236:2007 en Ultrasone huishoudelijke gasmeters
NPR-CEN/TR 15996:2011 en Hydrometrie - Debietmeting van smeltwater door registratie van 

sneeuwmassa
NEN-EN-IEC 60534-4:2006 en;fr Regelkleppen voor industriële processen - Deel 4: Keuring en 

stukbeproeving
NEN-ISO 29945:2009 en Gekoelde niet-op-aardolie-gebaseerde vloeibare gasvormige brandstoffen - 

Dimethylether (DME) - Methode voor handmatige bemonstering

NEN-EN 12261:2002/A1:2007 en Gasmeters - Gasmeters met schoepenwiel
NEN-EN 12261:2002 en Gasmeters - Gasmeters met schoepenwiel
NEN-ISO 2186:2007 en Vloeistofstromen in gesloten leidingen - Verbindingen voor overdracht 

van druksignalen tussen primaire en secundaire elementen
NPR-ISO/TR 3313:1998 en Debietmetingen van vloeistofstromen in gesloten leidingen - Leidraad 

voor de effecten van stromingspulsaties op stromingsmeetinstrumenten

NEN-ISO 4185:1994 en Debietmeting van vloeistofstromen in gesloten systemen - Weegmethode

NEN-EN-ISO 5167-1:2003 en Metingen van gas- en vloeistofstromen in leidingen met volledige 
stroming en een cirkelvormige doorsnede met gebruik van 
drukverschilmeters - Deel 1: Algemene principes en voorwaarden

NEN-EN-ISO 5167-2:2003 en Metingen van gas-en vloeistofstromen in leidingen met volledige stroming 
en een cirkelvorimige doorsnede met gebruik van drukverschilmeters - 
Deel 2: Meetschijven

NEN-EN-ISO 5167-3:2003 en Metingen van gas-en vloeistofstromen in leidingen met volledige stroming 
en een cirkelvormige doorsnede met gebruik van drukverschilmeters - 
Deel 3: Nozzles en Venturi-nozzles

NEN-EN-ISO 5167-4:2003 en Metingen van gas- en vloeistofstromen in leidingen met volledige 
stroming en een cirkelvormige doorsnede met gebruik van 
drukverschilmeters - Deel 4: Venturibuizen

NEN-ISO 5168:2005 en Debietmeting voor gas- en vloeistofstromen - Evaluatie van onzekerheden

NEN-EN-ISO 6817:1995 en Debietmeting van geleidende vloeistofstromen in gesloten systemen - 
Methoden die gebruik maken van elektromagnetische debietmeters

NEN-EN-ISO 8316:1995 en Debietmeting van vloeistofstromen in gesloten systemen - Methoden die 
gebruik maken van volumebepaling in een meetvat

17.120.01 - Debietmeting van fluïda, algemeen

17.120.10 - Debiet in gesloten leidingen
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NEN-ISO 9104:1994 en Debietmeting van vloeistofstromen in gesloten systemen - Methode voor 
de evaluatie van de prestatie van electromagnetische debietmeters voor 
vloeistofstromen

NEN-EN-ISO 9300:2005 en Debietmeting van gasstromen met Venturi-buizen bij kritische stroming

NPR-ISO/TR 9464:2008 en Leidraad voor het gebruik van ISO 5167:2003
NPR-ISO/TR 9824:2007 en Hydrometrie - Debietmeting in gesloten leidingen
NEN-ISO 10790:1999/A1:2003 en Meting van vloeistofstromen in gesloten systemen - Leidraad voor de 

keuze, installatie en gebruik van Coriolismeters (meting van massadebiet, 
dichtheid en volumedebiet) - Richtlijnen voor gasmetingen

NEN-ISO 10790:1999 en Meting van vloeistofstromen in gesloten systemen - Leidraad voor de 
keuze, installatie en gebruik van Coriolismeters (meting van massadebiet, 
dichtheid en volumedebiet)

NEN-ISO 11631:1998 en Meting van vloeistofdebiet - Methodes voor de specificatie van prestaties 
van debietmeters

NPR-ISO/TR 12764:1998 en Meting van vloeistofstroom in gesloten leidingen - Meting van de 
stroomsnelheid door vortex genererende stroommeters die in 
cirkelvormige leidingen zijn geplaatst die vollopen

NPR-ISO/TR 12765:1999 en Debietmetingen van vloeistofstromen in gesloten leidingen - Methoden die 
gebruik maken van passeertijd metende ultrasone debietmeters

NPR-ISO/TR 12767:2007 en Debietmetingen van vloeistof- en gasstromen met drukverschilmeters - 
Leidraad voor het effect van afwijkingen van de specificaties en de 
operationele omstandigheden beschreven in ISO 5167-1

NEN-ISO 13359:1998 en Meting van geleidende vloeistofstromen in gesloten leidingen - 
Elektromagnetische debietmeters met flens - Totale lengte

NEN-ISO 14164:1999 en Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van het volumedebiet van 
gasstromen in schoorstenen - Geautomatiseerde methode

NEN-ISO 14511:2001 en Debietmetingen van vloeistofstromen in gesloten leidingen - Thermische 
massastroommeters

NPR-ISO/TR 15377:2007 en Debietmetingen van gas- en vloeistofstromen met drukverschilmeters - 
Leidraad voor de specificatie van meetschijven nozzles en Venturi nozzles 
buiten het toepassingsgbied van ISO 5167-1

NEN-ISO 17089-1:2010 en Debietmetingen van vloeistofstromen in gesloten leidingen - Ultrasone 
meters voor gas - Deel 1: Meters voor douane overslag en 
toewijzingsmeting

NTA 8130:2007 nl Basisfuncties voor de meetinrichting voor elektriciteit, gas en thermische 
energie voor kleinverbruikers

NVN-ENV 14028:2001 en Hydrometrie - Toepassing en kalibratie van stroommeters met een 
propeller

NPR-CEN-ISO/TS 25377:2007 en Gids voor hydrometrische meetonzekerheid (HUG)
NEN-EN-ISO 748:2007 en Hydrometrie - Debietmeting van vloeistofstromen in open kanalen met 

stroommeters
NEN-EN-ISO 772:2011 en;fr Hydrometrie - Terminologie en symbolen
NEN-ISO 1088:2007 en Hydrometrie - Snelheidsoppervlaktemethode - Collectie en bereiding van 

gegevens voor de bepaling van de onzekerheden in debietmeting
NEN-ISO 1100-1:2001 en Debietmeting in open waterlopen - Deel 1: Inrichting en gebruik van een 

meetstation
NEN-ISO 1100-2:2010 en Hydrometrie - Debietmeting in open waterlopen - Deel 2: Bepaling van de 

relatie tussen waterstand en debiet
NEN-ISO 1438:2008/C1:2008 en Hydrometrie - Het meten van debieten in open waterlopen met scherpe 

overlaten
NEN-ISO 1438:2008 en Hydrometrie - Het meten van debieten in open waterlopen met scherpe 

overlaten

17.120.20 - Debiet in open kanalen
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NEN-ISO 2425:2010 en Hydrometrie - Debietmeting in open kanalen onder 
getijdenomstandigheden

NEN-ISO 2537:2007 en Hydrometrie - Propeller en rotor stroomsnelheidsmeters
NEN-ISO 3454:2008 en Hydrometrie - Afvoermetingen in open kanalen en suspensie apparatuur

NEN-ISO 3455:2008 en Hydrometrie - Kalibratie van toelaatbare meters in rechte open tanks
NEN-ISO 3846:2008 en Hydrometrie - Overlaten - Rechthoekige lange overlaten
NEN-ISO 4360:2008 en Hydrometrie - Debietmeting van vloeistofstromen in open kanalen in 

overlaten - Driehoekige overlaten
NEN-ISO 4363:2003 en Debietmeting in open waterlopen - Methoden voor de meting van 

suspensietransport
NEN-ISO 4365:2005 en Hydrometrie - Bezinksel in open stromen en rivieren - Bepaling van de 

concentratie, korrelverdeling en relatieve dichtheid
NEN-ISO 4366:2008 en Hydrometrie - Echoloden voor dieptewatermetingen
NEN-EN-ISO 4373:2008 en Hydrometrie - Toestellen voor het meten van het waterpeil
NEN-EN-ISO 4375:2004 en Hydrometrische bepalingen - Kabelbaansysteem voor debietmeting
NEN-ISO 4377:2002 en Hydrometrische bepalingen - Debietmeting in open waterlopen met 

meetstuwen - V-vormige Crump-overlaten
NEN-EN-ISO 6416:2005 en Debietmeting in open waterlopen - Akoestische debietmethode
NPR-ISO/TR 8363:1997 en Debietmetingen in open kanalen - Algemene richtlijnen voor de keuze van 

de methode
NEN-ISO 8368:1999 en Hydrometrische bepalingen - Debietmetingen in open kanalen met behulp 

van mechanische meetstuwen - Leidraad voor de keuze van de meetstuwen

NEN-ISO 9123:2001 en Debietmetingen in open waterlopen - Afvoerbepaling in een waterloop 
met variabele benedenwaterstand

NPR-ISO/TR 9212:2006 en Hydrometrie - Afvoermetingen in open kanalen - Methode om het 
bodemtransport van sediment te bepalen

NEN-ISO 9213:2004 en Metingen van de totale afstand in open kanalen - Elektromagnetische 
methode met gebruik van een volledige kanaalbreedte band

NEN-ISO 9825:2005 en Hydrometrie - Debietbepaling in open kanalen - Meting van afvoer in 
grote rivieren en stromen

NPR-ISO/TR 11330:1997 en Bepaling van de waterinhoud van en het waterpeil in meren en reservoirs

NEN-ISO 11655:1995 en Debietmetingen in open kanalen - Methode om de prestatie van 
hydrometrische uitrusting op te geven

NEN-ISO 13550:2002 en Hydrometrische bepalingen - Debietmeting in open waterlopen met 
meetstuwen - Verticale schuiven met onderstort

NEN-ISO 14139:2000 en Hydrometrische bepalingen - Debietmeting(en) in open waterlopen met 
behulp van meetstuwen - Samengestelde meetstuwen

NEN-ISO 15769:2010 en Hydrometrie - Richtlijnen voor de toepassing van akoestische 
snelheidsmeters met gebruik van de doppler- en echocorrelatiemethoden

NPR-ISO/TS 24155:2007 en Hydrometrie - Hydrometrische data transmissie systemen - Specificatie 
van systeemeisen

NEN-EN 476:1998 en Binnen- en buitenrioleringen onder vrij verval - Algemene eisen voor 
onderdelen

NEN-EN 476:2011 en Algemene eisen voor rioleringsonderdelen
NEN-EN 489:2009 en Stadsverwarmingsbuizen - Fabrieksmatig geïsoleerde verbonden 

buissystemen voor ondergrondse heet water leidingnetten - 
Verbindingsconstructie voor stalen mediumvoerende buizen met 
polyurethaanschuim als isolatiemateriaal en met een polyetheen 
buitenmantel

NEN-EN 805:2000 en Watervoorziening - Eisen aan distributiesystemen buitenshuis

23.040.01 - Pijpleidingen en toebehoren, algemeen
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NEN-EN 1295-1:1998 en Buitenriolering en waterleidingen onder verschillende 
belastingsomstandigheden - Deel 1: Algemene eisen

NPR-CEN/TR 1295-2:2005 en Statische berekeningen van buitenrioleringen en waterleidingen buiten 
gebouwen onder verschillende belastingsomstandigheden - Deel 2: 
Samenvatting van nationaal vastgestelde berekeningen

CEN/TR 1295-3:2007 en Statische berekeningen van buitenrioleringen en waterleidingen buiten 
gebouwen onder verschillende belastingsomstandigheden - Deel 3: 
Algemene methode

NEN-EN 1333:2006 en Flenzen en hun verbindingen - Pijpleidingcomponenten - Definitie en 
keuze van PN

NEN-EN 1333:2006 nl Flenzen en hun verbindingen - Pijpleidingcomponenten - Definitie en 
keuze van PN

NEN-EN 1401-1:2009 en Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering - 
Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken 
en het systeem

NVN-ENV 1451-2:2001 en Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge 
temperatuur) - Polypropeen (PP) - Deel 2: Aanbevelingen voor de 
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1455-1:2000 en Kunststofleidingsystemen voor vrij verval binnenriolering (lage en hoge 
temperatuur) - Acrylnitrilbutadieenstyreen (ABS) - Deel 1: Eisen voor 
buizen, hulpstukken en leidingsystemen

NVN-ENV 1455-2:2001 en Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge 
temperatuur) - Acrylnitrilbutadieenstyreen (ABS) - Deel 2: Aanbevelingen 
voor de conformiteitsbeoordeling

CEN/TS 1456-2:2005 en Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse en bovengrondse 
drukriolering - Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 2: Aanbevelingen 
voor de conformiteitsbeoordeling

NPR-CEN/TS 1555-7:2003 en Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Polyetheen (PE) - Deel 7: 
Aanbeveling voor de conformiteitsbeoordeling

NVN-ENV 1565-2:2001 en Kunststofleidingsystemen voor binnenriolering (lage en hoge 
temperaturen) - Styreen copolymeermengsels (SAN+PVC) - Deel 2: 
Aanbevelingen voor de conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1594:2009 en Gasvoorziening - Leidingsystemen voor maximale bedrijfsdruk groter dan 
16 bar - Functionele eisen

NEN-EN 1671:1997 en Overdrukrioleringen buiten gebouwen
NEN-EN 1852-1:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze buitenrioleringen - Polypropeen 

(PP) - Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken en het systeem

NPR-CEN/TS 1852-2:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze buitenrioleringen - Polypropeen 
(PP) - Deel 2: Conformiteitsbeoordeling

NPR-CEN/TS 1852-3:2003/A1:2005 en Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering - Polypropyleen 
(PP) - Deel 3: Aanbevelingen voor de installatie

NPR-CEN/TS 1852-3:2003 en Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering - Polypropyleen 
(PP) - Deel 3: Aanbevelingen voor de installatie

NEN-EN 1993-4-3:2009/C1:2009 en Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-3: 
Pijpleidingen

NEN-EN 1993-4-3:2009 en Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-3: 
Pijpleidingen

NEN-EN 10329:2006 en Stalen buizen en hulpstukken voor land en buitengaatse pijpleidingen - 
Uitwendige deklagen voor velddichtingen

NEN-EN 12007-1:2000 en Gasvoorzieningssystemen - Leidingen voor maximale druk tot en met 16 
bar - Deel 1: Algemene functionele aanbevelingen

NEN-EN 12007-2:2000 en Gasvoorzieningssystemen - Leidingen voor maximale druk tot en met 16 
bar - Deel 2: Specifieke functionele aanbevelingen voor polyethyleen 
(MOP tot en met 10 bar)
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NEN-EN 12007-3:2000 en Gasvoorzieningssystemen - Leidingen voor maximale druk tot en met 16 
bar - Deel 3: Specifieke functionele aanbevelingen voor staal

NEN-EN 12007-4:2000 en Gasvoorzieningssystemen - Leidingen voor maximale druk tot en met 16 
bar - Deel 4: Specifieke functionele aanbevelingen voor renovatie

NPR-CEN/TS 12200-2:2003 en Kunststofleidingsystemen voor bovengrondse hemelwaterafvoer - 
Ongeplasticeerd Poly(vinylchloride) (PVC-U) - Deel 2: Aanbeveling voor 
de conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 12201-1:2003 en Kunststofleidingsystemen voor de drinkwatervoorziening - Polyetheen 
(PE) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN 12201-5:2003 en Kunststofleidingsystemen voor de drinkwatervoorziening - Polyetheen 
(PE) - Deel 5: Geschiktheid voor toepassing van het systeem

NEN-EN 12666-1:2006 en Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze binnen- en 
buitenrioleringen - Polyetheen (PE) - Deel 1: Eisen voor buizen, 
hulpstukken en het systeem

NEN-EN 12666-1:2006+A1:2011 en Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze binnen- en 
buitenrioleringen - Polyetheen (PE) - Deel 1: Eisen voor buizen, 
hulpstukken en het systeem

NPR-CEN/TS 12666-2:2006 en;fr;de Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering - Polyetheen 
(PE) - Deel 2: Leidraad voor de conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 13052-1:2001 en Invloed van materialen op water bestemd voor menselijke consumptie - 
Organische materialen - Bepaling van de kleur en troebelheid van water in 
pijpleidingsystemen - Deel 1: Beproevingsmethode

NEN-EN 13380:2001 en Algemene eisen voor onderdelen voor renovatie en herstel van de 
buitenriolering

NEN-EN 13480-1:2002/A2:2008 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 1: Algemeen
NEN-EN 13480-1:2002 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 1: Algemeen
NEN-EN 13480-1:2002/C1:2006 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 1: Algemeen
NEN-EN 13480-1:2002/A1:2005 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 1: Algemeen
NEN-EN 13480-2:2002 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 2: Materialen
NEN-EN 13480-2:2002/C1:2006 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 2: Materialen
NEN-EN 13480-2:2002/A1:2010 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 2: Materialen
NEN-EN 13480-2:2002/A2:2010 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 2: Materialen
NEN-EN 13480-3:2002/A2:2007 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 3: Ontwerp en berekening

NEN-EN 13480-3:2002/C2:2006 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 3: Ontwerp en berekening

NEN-EN 13480-3:2002/C5:2007 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 3: Ontwerp en berekening

NEN-EN 13480-3:2002/C4:2007 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 3: Ontwerp en berekening

NEN-EN 13480-3:2002 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 3: Ontwerp en berekening

NEN-EN 13480-3:2002/C3:2006 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 3: Ontwerp en berekening

NEN-EN 13480-3:2002/A1:2005 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 3: Ontwerp en calculatie
NEN-EN 13480-3:2002/C1:2006 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 3: Ontwerp en berekening

NEN-EN 13480-3:2002/C7:2010 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 3: Ontwerp en berekening

NEN-EN 13480-3:2002/A4:2010 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 3: Ontwerp en berekening
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NEN-EN 13480-3:2002/A3:2009 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 3: Ontwerp en berekening

NEN-EN 13480-3:2002/C6:2007 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 3: Ontwerp en berekening

NEN-EN 13480-4:2002 nl Metalen industriële leidingsystemen - Deel 4: Fabricage en installatie
NEN-EN 13480-4:2002 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 4: Fabricage en installatie
NEN-EN 13480-4:2002/C1:2006 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 4: Fabricage en installatie
NEN-EN 13480-4:2002/C2:2007 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 4: Fabricage en installatie
NEN-EN 13480-5:2002 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 5: Inspectie en beproeven

NEN-EN 13480-5:2002/C1:2006 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 5: Inspectie en beproeven

NEN-EN 13480-5:2002/C2:2007 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 5: Inspectie en beproeven

NEN-EN 13480-5:2002/A1:2011 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 5: Inspectie en beproeven

NEN-EN 13480-6:2004/A1:2005 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 6: Aanvullende eisen voor 
ondergrondse pijpleidingen

NPR-CEN/TR 13480-7:2002 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 7: Aanbevelingen voor het 
gebruik van procedures voor conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 13480-8:2007 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 8: Aanvullende eisen voor 
leidingen van aluminium en aluminiumlegeringen

NEN-EN 13480-8:2007/A1:2011 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 8: Aanvullende eisen voor 
leidingen van aluminium en aluminiumlegeringen

NEN-EN 13942:2009 en Aardolie- en aardgasindustrie - Transportleidingsystemen - 
Leidingafsluiters

NEN-EN 13942:2009/C1:2009 en Aardolie- en aardgasindustrie - Transportleidingsystemen - 
Leidingafsluiters

NEN-EN 14419:2009 en Stadsverwarmingsbuizen - In de fabriek geïsoleerde buissystemen voor 
stadsverwarming - Bewakingssystemen

NEN-EN 14457:2004 en Algemene eisen voor onderdelen voor sleufloos aangelegde 
buitenriolering

CEN/TS 14578:2003 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorziening en riolering - 
Buizen van met glasvezel versterkte thermohardende kunststoffen (GVK) 
op basis van onverzadigde polyester harsen (UP) - Aanbevolen richtlijnen 
voor de installatie

NPR-CEN/TS 14632:2006 en Kunststofleidingsystemen voor rioleringen en watervoorziening, druk en 
drukloos - Glasvezelversterkte thermohardende kunststoffen (GVK) 
gebaseerd op onverzadigde polyesterharsen (UP) - Aanbevelingen voor de 
conformiteitsbeoordeling

NPR-CEN/TS 14758-2:2007 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 
Polypropeen met minerale toevoegingen (PP-MD) - Deel 2: Leidraad voor 
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 14801:2006 en Voorwaarden voor drukclassificatie voor producten voor drinkwater- en 
afvalwaterleidingen

NEN-EN 15001-1:2009 nl Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter dan 
0,5 bar voor industriële en groter dan 5 bar voor industriële en niet-
industriële gasinstallaties - Deel 1: Gedetailleerde functionele eisen voor 
ontwerp, materialen, constructie, inspectie en beproeving

NEN-EN 15001-1:2009 en Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter dan 
0,5 bar voor industriële en groter dan 5 bar voor industriële en niet-
industriële gasinstallaties - Deel 1: Gedetailleerde functionele eisen voor 
ontwerp, materialen, constructie, inspectie en beproeving
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NEN-EN 15001-2:2008 nl Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter dan 
0,5 bar voor industriële en groter dan 5 bar voor industriële en niet-
industriële gasinstallaties - Deel 2: Gedetailleerde functionele eisen voor 
inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud

NEN-EN 15001-2:2008 en Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter dan 
0,5 bar voor industriële installaties en groter dan 5 bar voor industriële en 
niet-industriële gasinstallaties - Deel 2: Gedetailleerde functionele eisen 
voor inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud

NEN-EN 15012:2007 en Kunststofleidingsystemen - Binnenhuisriolering - Prestatiekenmerken voor 
buizen, hulpstukken en hun verbindingen

NEN-EN 15014:2007 en Kunststofleidingsystemen - Onder- en bovengrondsystemen voor water en 
andere vloeistoffen onder druk - Prestatiekenmerken voor buizen, 
hulpstukken en hun verbindingen

NEN-EN 15015:2007 en Kunststofleidingsystemen - Systemen voor heet en koud water niet 
bedoeld voor menselijke consumptie - Prestatiekenmerken voor buizen, 
hulpstukken en hun verbindingen

NPR-CEN/TS 15173:2006 en Gasvoorzieningssystemen - Referentiebasis voor Pipeline Integrity 
Management Systems (PIMS)

NPR-CEN/TS 15174:2006 en Gasvoorzieningsystemen - Richtlijnen voor 
veiligheidsmanagementsystemen van transportleidingen voor aardgas

NPR-CEN/TS 15223:2008 en Kunststofleidingsystemen - Gevalideerde ontwerpparameters van 
ondergrondse thermoplastische leidingsystemen

NEN-EN 15266:2007 en Corrosievaste stalen buigzame gegolfde buissystemen in gebouwen voor 
gas met een werkdruk tot en met 0,5 bar

NEN-EN 15542:2008 en Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen - Uitwendig 
cementmortel voor pijpen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 15632-1:2009 en Stadsverwarmingsbuizen - Fabrieksmatig geïsoleerde flexibele 
buissystemen - Deel 1: Algemene eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 15632-2:2010 en Stadsverwarmingsbuizen - Fabrieksmatig geïsoleerde flexibele 
buissystemen - Deel 2: Meerlaags kunststof buizen - Eisen en 
beproevingsmethoden

NEN-EN 15632-3:2010 en Stadsverwarmingsbuizen - Fabrieksmatige flexibele buissystemen - Deel 
3: Vol kunststof buizen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 15632-4:2009 en Stadsverwarmingsbuizen - Fabrieksmatig geïsoleerde flexibele 
buissystemen - Deel 4: Gelijmde meerdaagse metalen buizen - Eisen en 
beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 1452-1:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen en voor boven- 
en ondergrondse rioolpersleiding - Ongeplasticeerd polyvinylchloride 
(PVC-U) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 1452-2:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen voor boven- en 
ondergrondse rioolpersleiding - Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-
U) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 1452-4:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen en voor boven- 
en ondergrondse rioolpersleiding - Ongeplasticeerd polyvinylchloride 
(PVC-U) - Deel 4: Afsluiters

NEN-EN-ISO 1452-5:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen en voor boven- 
en ondergrondse rioolpersleiding - Ongeplasticeerd polyvinylchloride 
(PVC-U) - Deel 5: Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NEN-EN-ISO 6412-1:1995 nl Technische tekeningen - Vereenvoudigde tekenwijze van pijpleidingen - 
Deel 1: Algemene regels en orthogonale weergave

NEN-EN-ISO 6412-2:1995 nl Technische tekeningen - Vereenvoudigde tekenwijze van pijpleidingen - 
Deel 2: Isometrische projectie
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NEN-EN-ISO 6412-3:1996 nl Technische tekeningen - Vereenvoudigde tekenwijze van pijpleidingen - 
Deel 3: Toebehoren voor ventilatie- en afvoersystemen

NEN-EN-ISO 6708:1995 nl Pijpleidingcomponenten - Definitie en keuze van DN (nominale 
middellijn)

NEN-EN-ISO 9311-1:2005 en Lijmen voor thermoplastische leidingsystemen - Deel 1: Bepaling van de 
filmeigenschappen

NEN-EN-ISO 9311-2:2011 en Lijmen voor thermoplastische leidingsystemen - Deel 2: Bepaling van de 
schuifsterkte

NEN-EN-ISO 9311-3:2005 en Lijmen voor thermoplastische leidingsystemen - Deel 3: 
Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand tegen inwendige 
druk

NPR-ISO/TS 10465-1:2007 en Ondergrondse installatie van flexibele met glasvezel versterkte 
thermohardende (GPR) leidingen - Deel 1: Installatie procedures

NPR-ISO/TR 10465-2:2007 en Ondergrondse installatie van flexibele met glasvezel versterkte leidingen 
op basis van onverzadigde polyester hars (GRP-UP):Deel 2: Vergelijking 
van statische calculatiemethoden

NPR-ISO/TR 10465-3:2007 en Ondergrondse installatie van flexibele met glasvezel versterkte leidingen 
op basis van onverzadigde polyester hars (GRP-UP) - Deel 3: 
Installatieparameters en toepassingslimieten

NEN-EN-ISO 10931:2005 en Kunststofleidingssystemen voor industriële toepassingen - 
Polyvinylidenefluoride (PVDF) - Specificaties voor onderdelen en het 
leidingssysteem

NEN-EN-ISO 11295:2010 en Richtlijn van de classificatie en het ontwerp van kunststofleidingsystemen 
voor renovatie

NEN-EN-ISO 13845:2000 en Kunststofleidingsystemen - Mofverbindingen met een rubber-
ringafdichting voor gebruik met buizen van ongeplasticeerd 
polyvinylchloride (PVC-U) - Beproevingsmethode voor de dichtheid bij 
inwendige druk en met een hoekverdraaiing

NEN-EN-ISO 14692-4:2003/C1:2007 en Aardolie- en aardgasindustrie - Met glasvezel versterkte kunststofbuizen 
(GVK) - Deel 4: Vervaardiging, installatie en functionering

NEN-EN-ISO 15493:2003 en Kunststofleidingsystemen voor industriële toepassingen - ABS, PVC-U en 
PVC-C - Specificaties voor onderdelen en leidingsystemen - Metrische 
reeks

NEN-EN-ISO 15494:2003 en Kunststofleidingsystemen voor industriële toepassingen - Polybuteen 
(PB), polyetheen (PE) en polypropeen (PP) - Specificaties voor 
onderdelen en leidingsystemen - Metrische reeks

NEN-EN-ISO 15874-1:2004 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Polypropeen (PP) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 15874-1:2004/A1:2007 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Polypropeen (PP) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 15874-2:2004/A1:2007 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Polypropeen (PP) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 15874-2:2004 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Polypropeen (PP) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 15875-1:2004/A1:2007 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - Vernet 
polyetheen (PE-X) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 15875-1:2004 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - Vernet 
polyetheen (PE-X) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 15875-2:2004 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - Vernet 
polyetheen (PE-X) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 15875-2:2004/A1:2007 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Vernetpolyetheen (PE-X) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 15876-1:2004/A1:2007 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Polybuteen (PB) - Deel 1: Algemeen
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NPR-CEN-ISO/TS 15877-7:2009 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Gechloreerd PVC (PVC-C) - Deel 7: Leidraad voor 
conformiteitsbeoordeling

NPR-ISO/TR 16913:1999 en Kunststof leidingen en fittingen - Definities van soorten beproevingen

NEN-EN-ISO 21003-1:2008 en Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties in 
gebouwen - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 21003-5:2008 en Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties in 
gebouwen - Deel 5: Geschiktheid van het systeem

NEN-EN-ISO 22391-1:2009 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Temperatuurbestendige polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 22391-2:2009 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Temperatuurbestendige polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 22391-3:2009 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Temperatuurbestendige polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 3: Fittingen

NEN-EN-ISO 22391-5:2009 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Temperatuurbestendige polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 5: Geschiktheid 
voor de toepassing van het systeem

NEN 1714:1960 nl Algemene eisen voor melkleidingen
NPR 2760:1991 nl De wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en 

hoogspanningsverbindingen
NEN 3214:1992 nl Binnenriolering in woningen en woongebouwen - Aanduidingen van 

onderdelen op tekeningen
NEN 3215:2007 nl Binnenriolering - Eisen en bepalingsmethoden
NTR 3216:2008 nl Binnenriolering - Richtlijnen voor ontwerp en uitvoering
NPR 3218:1984 nl Buitenriolering onder vrij verval - Aanleg en onderhoud
NEN 3287:1986 nl Binnenriolering in woningen en woongebouwen - Aansluiting van 

condensvormende, met gas gestookte toestellen
NEN 3300:1996 nl Buitenriolering - Termen en definities
NEN 3653:2009 en Methoden voor de vaststelling van acceptatiecriteria voor defecten in 

rondlassen van pijpleidingen
NPR 3659:1996/A1:2003 nl Ondergrondse pijpleidingen - Grondslagen voor de sterkteberekening
NPR 3659:1996/A1:2003/C1:2006 nl Ondergrondse pijpleidingen - Grondslagen voor de sterkteberekening
NPR 3659:1996 nl Ondergrondse pijpleidingen - Grondslagen voor de sterkteberekening
NEN 7244-1:2003 nl Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12007-1 - 

Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en 
met 16 bar - Deel 1: Algemene functionele eisen

NEN 7244-2:2004 nl Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12007-2 - 
Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale druk tot en met 16 
bar - Deel 2: Specifieke functionele eisen voor polyetheen (MOP tot en 
met 10 bar)

NEN 7244-3:2004 nl Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12007-3 - 
Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale druk tot en met 16 
bar - Deel 3: Specifieke functionele eisen voor staal

NEN 7244-6:2005 nl Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale druk tot en met 16 
bar - Deel 6: Specifieke functionele eisen voor aansluitleidingen

NTA 8000:2009 nl Specificatie voor een risicomanagementsysteem (RMS) voor risico's van 
buisleidingsystemen voor het transport van gevaarlijke stoffen in de 
beheerfase

NTA 8000:2009 en Specificatie voor een risicomanagementsysteem (RMS) voor risico's van 
buisleidingsystemen voor het transport van gevaarlijke stoffen in de 
beheerfase

23.040.10 - Stalen en ijzeren pijpleidingen
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NEN-EN 253:2009 en Stadsverwarmingsbuizen - Fabrieksmatig geïsoleerde verbonden 
buissystemen voor ondergrondse warm water leidingnetten - Rechte 
buizen samengesteld uit een stalen mediumvoerende buis met 
polyurethaanschuim als isolatiemateriaal en met een polyetheen 
buitenmantel

NEN-EN 545:2010 en Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor 
waterleidingen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 598:2007+A1:2009 en Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor 
afvalwatertoepassingen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 877:1999/A1:2006 en Gietijzeren buizen en hulpstukken, verbindingen en onderdelen voor 
rioleringssystemen - Eisen, beproevingsmethoden en kwaliteitsborging

NEN-EN 877:1999/A1:2006/C1:2008 en Gietijzeren buizen en hulpstukken, verbindingen en onderdelen voor 
rioleringssystemen - Eisen, beproevingsmethoden en kwaliteitsborging

NEN-EN 877:1999 en Gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor rioleringssystemen - 
Eisen, beproevingsmethoden en kwaliteitsborging

NEN-EN 969:2009 en Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor 
gasleidingen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1123-1:1999 en Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste, stalen buizen - 
thermisch verzinkt - met spie-mofverbinding voor riolering - Deel 1: 
Eisen, beproevingen, kwaliteitscontrole

NEN-EN 1123-1:1999/A1:2004 en Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste thermisch verzinkte 
stalen buizen, met spie-mofverbinding voor riolering - Deel 1: Eisen, 
beproevingen, kwaliteitscontrole

NEN-EN 1123-2:2006+A1:2007 en Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste thermisch verzinkte 
stalen buizen met spie-mofverbinding voor riolering - Deel 2: Afmetingen

NEN-EN 1123-3:2004 en Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste thermisch verzinkte 
stalen buizen, met spie-mofverbinding voor riolering - Deel 3: Afmetingen 
en speciale eisen voor binnenriolering onder druk en voor binnenriolering 
in schepen

NEN-EN 1124-1:1999 en Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste corrosievaste stalen 
buizen met spiemofverbinding voor riolering - Deel 1: Eisen, 
beproevingen, kwaliteitscontrole

NEN-EN 1124-1:1999/A1:2004 en Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste corrosievaste stalen 
buizen met spiemofverbinding voor riolering - Deel 1: Eisen, 
beproevingen, kwaliteitscontrole

NEN-EN 1124-2:2007 en Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste corrosievaste stalen 
buizen met spie-mofverbindingen voor riolering - Deel 2: Systeem S - 
Afmetingen

NEN-EN 1124-3:2008 en Buizen en hulpstukken in de langsnaad gelaste corrosievaste stalen buizen 
met spie-mofverbinding voor riolering - Deel 3: Systeem X - Afmetingen

NEN-EN 1124-4:2006 en Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste corrosievaste stalen 
buizen met spie-mofverbinding voor riolering - Deel 4: Onderdelen voor 
rioleringen onder onderdruk en voor rioleringen op schepen

NEN-EN 10208-1:2009 en Stalen buizen voor leidingen voor brandbare vloeistoffen - Technische 
leveringsvoorwaarden - Deel 1: Buizen van klasse A

NEN-EN 10208-2:2009 en Stalen buizen voor leidingen voor brandbare vloeistoffen - Technische 
leveringsvoorwaarden - Deel 2: Buizen van klasse B

NEN-EN 10216-1:2002 en Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische 
leveringsvoorwaarden - Deel 1: Buizen van ongelegeerd staal met 
eigenschappen gespecificeerd bij omgevingstemperatuur
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NEN-EN 10216-1:2002/A1:2004 en Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische 
leveringsvoorwaarden - Deel 1: Buizen van ongelegeerd staal met 
eigenschappen gespecificeerd bij omgevingstemperatuur

NEN-EN 10216-2:2002+A2:2007 en Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische 
leveringsvoorwaarden - Deel 2: Buizen van ongelegeerd en gelegeerd staal 
met eigenschappen gespecificeerd bij verhoogde temperatuur

NEN-EN 10216-3:2002/A1:2004 en Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische 
leveringsvoorwaarden - Deel 3: Buizen van gelegeerd fijnkorrelig staal

NEN-EN 10216-3:2002 en Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische 
leveringsvoorwaarden - Deel 3: Buizen van gelegeerd fijnkorrelig staal

NEN-EN 10216-4:2002 en Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische 
leveringsvoorwaarden - Deel 4: Buizen van ongelegeerd en gelegeerd staal 
met eigenschappen gespecificeerd bij lage temperatuur

NEN-EN 10216-4:2002/A1:2004 en Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische 
leveringsvoorwaarden - Deel 4: Buizen van ongelegeerd en gelegeerd staal 
met eigenschappen gespecificeerd bij lage temperatuur

NEN-EN 10216-5:2004 en Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische 
leveringsvoorwaarden - Deel 5: Corrosievaste stalen buizen

NEN-EN 10216-5:2004/C1:2008 en Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische 
leveringsvoorwaarden - Deel 5: Corrosievaste stalen buizen

NEN-EN 10217-1:2002/A1:2005 en Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische 
leveringsvoorwaarden - Deel 1: Buizen van ongelegeerd staal met 
eigenschappen gespecificeerd bij omgevingstemperatuur

NEN-EN 10217-1:2002 en Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische 
leveringsvoorwaarden - Deel 1: Buizen van ongelegeerd staal met 
eigenschappen gespecificeerd bij omgevingstemperatuur

NEN-EN 10217-2:2002/A1:2005 en Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische 
leveringsvoorwaarden - Deel 2: Elektrisch gelaste buizen van ongelegeerd 
en gelegeerd staal met eigenschappen gespecificeerd bij verhoogde 
temperatuur

NEN-EN 10217-2:2002 en Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische 
leveringsvoorwaarden - Deel 2: Elektrisch gelaste buizen van ongelegeerd 
en gelegeerd staal met eigenschappen gespecificeerd bij verhoogde 
temperatuur

NEN-EN 10217-3:2002 en Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische 
leveringsvoorwaarden - Deel 3: Buizen van gelegeerd fijnkorrelig staal

NEN-EN 10217-3:2002/A1:2005 en Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische 
leveringsvoorwaarden - Deel 3: Buizen van gelegeerd fijnkorrelig staal

NEN-EN 10217-4:2002 en Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische 
leveringsvoorwaarden - Deel 4: Elektrisch gelaste buizen van ongelegeerd 
staal met eigenschappen gespecificeerd bij lage temperatuur

NEN-EN 10217-4:2002/A1:2005 en Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische 
leveringsvoorwaarden - Deel 4: Elektrisch gelaste buizen van ongelegeerd 
staal met eigenschappen gespecificeerd bij lage temperatuur

NEN-EN 10217-5:2002/A1:2005 en Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische 
leveringsvoorwaarden - Deel 5: Onderpoedergelaste buizen van 
ongelegeerd en gelegeerd staal met eigenschappen gespecificeerd bij 
verhoogde temperatuur
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NEN-EN 10217-5:2002 en Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische 
leveringsvoorwaarden - Deel 5: Onderpoedergelaste buizen van 
ongelegeerd en gelegeerd staal met eigenschappen gespecificeerd bij 
verhoogde temperatuur

NEN-EN 10217-6:2002 en Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische 
leveringsvoorwaarden - Deel 6: Onderpoedergelaste buizen van 
ongelegeerd staal met eigenschappen gespecificeerd bij lage temperatuur

NEN-EN 10217-6:2002/A1:2005 en Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische 
leveringsvoorwaarden - Deel 6: Onderpoedergelaste buizen van 
ongelegeerd staal met eigenschappen gespecificeerd bij lage temperatuur

NEN-EN 10217-7:2005 en Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische 
leveringsvoorwaarden - Deel 7: Corrosievaste stalen buizen

NEN-EN 10220:2003 en Naadloze en gelaste stalen buizen - Afmetingen en massa's per lengte
NEN-EN 10224:2003 en Ongelegeerde stalen buizen en hulpstukken voor het transport van 

waterige vloeistoffen, inclusief drinkwater - Technische 
leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10224:2002/A1:2005 en Ongelegeerde stalen buizen en hulpstukken voor het transport van 
waterige vloeistoffen - Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10240:1998 en Inwendige en/of uitwendige beschermende deklagen voor stalen buizen - 
Specificaties voor dompelverzinkte deklagen aangebracht in 
geautomatiseerde installaties

NEN-EN 10255:2004+A1:2007 en Buizen van ongelegeerd staal geschikt voor lassen en draadsnijden - 
Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10256:2000 en Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Kwalificatie en 
bekwaamheid van personeel voor niet-destructief onderzoek van niveau 1 
en 2

NEN-EN 10288:2002 en Stalen buizen en hulpstukken voor land- en zeeleidingen - Uitwendige 
bekledingen in 2 lagen op basis van geëxtrudeerde polyetheen

NEN-EN 10298:2005 en Stalen buizen en hulpstukken voor leidingen op land en in zee - Inwendige 
voeringen met cementmortel

NEN-EN 10312:2002/A1:2005 en Gelaste corrosievaste stalen buizen voor het transport van water en 
vloeistoffen - Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10312:2003 en Gelaste corrosievaste stalen buizen voor het transport van waterige 
vloeistoffen inclusief drinkwater - Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10339:2007 en Stalen buizen voor land- en zeeleidingen - Inwendige vloeibare 
aangebrachte epoxy voering voor corrosiebescherming

NEN-EN 12954:2001 en Kathodische bescherming van metalen constructie in de grond of in het 
water - Algemene principes en toepassing van pijpleidingen

NEN-EN 13480-6:2004/A1:2005 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 6: Aanvullende eisen voor 
ondergrondse pijpleidingen

NEN-EN 13480-6:2004 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 6: Aanvullende eisen voor 
ondergrondse pijpleidingen

NEN-EN 13480-6:2004 nl Metalen industriële leidingsystemen - Deel 6: Aanvullende eisen voor 
ondergrondse pijpleidingen

NEN-EN 13480-6:2004/C1:2006 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 6: Aanvullende eisen voor 
ondergrondse pijpleidingen

NEN-EN 13941:2009+A1:2010 en Ontwerp en installatie van voor-geïsoleerde buissystemen voor 
stadsverwarming

NEN-EN 14525:2004 en Nodulaire gietijzeren koppelingen en overgangsstukken van flenzen voor 
gebruik met buizen van verschillende materialen: nodulair gietijzer, Grijs 
gietijzer, Staal, PVC-U PE, vezel-cement

NEN-EN 14628:2005 en Nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken - Uitwendige polyetheen 
coating voor buizen - Eisen en beproevingsmethoden
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NEN-EN 14901:2006 en Nodulaire gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen - Epoxy-
bekleding (berekend op zwaar werk) van nodulair gietijzeren hulpstukken 
en verbindingen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 15189:2006 en Nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken - Uitwendige polyurethaan 
bekleding voor buizen - Eisen en beproevingsmethoden

NPR-CEN/TR 15545:2007 en Leidraad voor het gebruik EN 545
NEN-EN 15655:2009 en Nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken - Inwendige polyurethaan 

voering voor buizen en hulpstukken - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 15698-1:2009 en Stadsverwarmingsbuizen - Fabrieksmatig geïsoleerde verbonden dubbele 
buissystemen voor ondergrondse warm water leidingnetten - Deel 1: 
Rechte buizen samengesteld uit twee stalen mediumvoerende buizen met 
polyurethaanschuim als isolatiemateriaal en met een polyetheen 
buitenmantel

CEN/TR 16017:2010 en Richtlijn voor het gebruik van EN 598 (Nodulair gietijzeren buizen, 
hulpstukken en verbindingen voor afvalwatertoepassingen - Eisen en 
beproevingsmethoden)

NEN-EN-ISO 1127:1996-10 nl Buizen van corrosievast staal - Afmetingen, toleranties en massa's per 
eenheid van lengte

NEN-ISO 8180:2006 en Modulaire gietijzeren buizen - Polyethylene kous voor plaatstoepassing

NEN-EN-ISO 8491:2004 en Metalen - Buizen (buislengte) - Buigproef
NEN-ISO 10803:1999 en Ontwerpmethoden voor smeedijzeren leidingen
NEN-EN-ISO 10893-1:2011 en Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 1: Geautomatiseerd 

elektromagnetisch onderzoek van naadloze en gelaste (met uitzondering 
van onderpoedergelaste) stalen buizen voor de verificatie van de 
lekdichtheid, in plaats van hydrostatische proef

NEN-EN-ISO 10893-2:2011 en Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 2: Geautomatiseerd 
wervelstroomonderzoek van naadloze en gelaste (met uitzondering van 
onderpoedergelaste) stalen buizen voor het aantonen van 
onvolkomenheden

NEN-EN-ISO 10893-3:2011 en Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 3: Geautomatiseerd 
onderzoek op lekdichtheid met magnetische strooiflux over de gehele 
omtrek van naadloze en gelaste (met uitzondering van onderpoedergelaste) 
ferromagnetische stalen buizen voor het aantonen van onvolkomenheden 
in de lengte- en omtreksrichting

NEN-EN-ISO 10893-4:2011 en Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 4: Penetrantonderzoek 
van naadloze en gelaste stalen buizen voor het aantonen van 
oppervlakteonvolkomenheden

NEN-EN-ISO 10893-5:2011 en Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 5: Magnetisch 
onderzoek van naadloze en gelaste ferromagnetische stalen buizen voor 
het aantonen van oppervlakteonvolkomenheden

NEN-EN-ISO 10893-6:2011 en Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 6: Radiografisch 
onderzoek van de las van gelaste stalen buizen voor het aantonen van 
onvolkomenheden

NEN-EN-ISO 10893-7:2011 en Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 7: Digitaal 
radiografisch onderzoek van de las van gelaste stalen buizen voor het 
aantonen van onvolkomen

NEN-EN-ISO 10893-8:2011 en Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 8: Geautomatiseerd 
onderzoek van naadloze en gelaste stalen buizen voor het aantonen van 
dubbelingen

NEN-EN-ISO 10893-9:2011 en Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 9: Geautomatiseerd 
ultrasoon onderzoek van band/plaat, dat wordt gebruikt voor de fabricage 
van gelaste stalen buizen, voor het aantonen van dubbelingen
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NEN-EN-ISO 10893-10:2011 en Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 10: Geautomatiseerd 
ultrasoon onderzoek over de gehele omtrek van naadloze en gelaste (met 
uitzondering van onderpoedergelaste) stalen buizen voor het aantonen van 
onvolkomenheden in de lengte- en omtreksrichting

NEN-EN-ISO 10893-11:2011 en Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 11: Geautomatiseerd 
ultrasoon onderzoek van de las van gelaste stalen buizen voor het 
aantonen van onvolkomenheden in de lengte- en omtreksrichting

NEN-EN-ISO 10893-12:2011 en Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 12: Geautomatiseerd 
ultrasoon dikteonderzoek over de gehele omtrek voor naadloze en gelaste 
(behalve onderpoedergelaste) stalen buizen

NEN-EN-ISO 13680:2010 en Aardolie- en aardgasindustrie - Corrosievaste gelegeerde naadloze buizen 
voor het gebruik als bekledings- en productiebuizen en koppelingen - 
Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN-ISO 21809-1:2011 en Aardolie- en aardgasindustrie - Uitwendige deklagen voor ondergrondse 
en verzonken leidingen gebruikt in transportleidingsystemen - Deel 1: 
Polyolefin deklagen (3-laags PE en 3-laags PP)

NEN 1472:1960 nl Melkleidingen - Naadloze chroomnikkelstalen pijpen
NEN 1982:1986 nl Gelaste stalen precisiebuizen voor centrale-verwarmings- en gasinstallaties

NEN 3045:1957 nl Gietijzeren pijpen en hulpstukken voor drukleidingen
NEN 3045:1957/C1:1974 nl Gietijzeren pijpen en hulpstukken voor drukleidingen
NEN 3257:1974 nl Stalen draadpijpen en sokken
NEN 3650-1-K6:2003 nl Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 1: Algemeen - Katern 6: Bijlagen G 

t.m. K en Bibliografie
NEN 3650-1-K2:2003 nl Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 1: Algemeen - Katern 2: Hoofdstuk 

8 en 9
NEN 3650-1-K3:2003 nl Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 1: Algemeen - Katern 3: Hoofdstuk 

10 en 11 en bijlagen A en B
NEN 3650-1-K1-K6:2003/A1:2006 nl Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 1: Algemeen - Katern 1 t.m. 6
NEN 3650-1-K1:2003 nl Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 1: Algemeen - Katern 1: Hoofdstuk 

1 t.m. 7
NEN 3650-1-K4:2003 nl Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 1: Algemeen - Katern 4: Bijlage C

NEN 3650-1-K5:2003 nl Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 1: Algemeen - Katern 5: Bijlagen D 
en E en F

NEN 3650-1-K1-K6:2003 nl Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 1: Algemeen - Katern 1 tot en met 
6

NEN 3650-1:2003+A1:2006 en Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 1: Algemeen - Katern 1 tot en met 
6 (English edition - Engelse editie)

NEN 3650-2-K1:2003 nl Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 2: Staal - Katern 1: Hoofdstuk 1 
t.m. 6

NEN 3650-2-K6:2003 nl Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 2: Staal - Katern 6: Bijlagen E en F 
en Bibliografie

NEN 3650-2-K3:2003 nl Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 2: Staal - Katern 3: Chapter 9, 10 
en 11

NEN 3650-2-K4:2003 nl Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 2: Staal - Katern 4: Bijlagen A en 
B

NEN 3650-2-K2:2003 nl Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 2: Staal - Katern 2: Hoofdstuk 7 en 
8

NEN 3650-2-K5:2003 nl Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 2: Staal - Katern 5: Bijlagen C en 
D

NEN 3650-2:2003+A1:2006 en Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 2: Staal - Katern 1 tot en met 6 
(English edition - Engelse editie)
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NEN 3650-2-K1-K6:2003 nl Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 2: Staal - Katern 1 tot en met 6

NEN 3650-2:2003/A1:2006 nl Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 2: Staal - Katern 1 tot en met 6

NEN 3650-5:2004/C2:2007 nl Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 5: Gietijzer
NEN 3650-5:2004 nl Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 5: Gietijzer
NEN 3651-K1:2003 nl Aanvullende eisen voor leidingen in kruisingen met belangrijke 

waterstaatswerken - Katern 1: Hoofdstuk 1 t.m. 7
NEN 3651-K2:2003 nl Aanvullende eisen voor leidingen in kruisingen met belangrijke 

waterstaatswerken - Katern 2: Hoofdstuk 8, 9, 10
NEN 3651-K3:2003 nl Aanvullende eisen voor leidingen in kruisingen met belangrijke 

waterstaatswerken - Katern 3: Bijlagen A t.m. E en Bibliografie
NEN 3651:2003 nl Aanvullende eisen voor leidingen in kruisingen met belangrijke 

waterstaatswerken
NEN 3651:2003/A1:2006 nl Aanvullende eisen voor leidingen in kruisingen met belangrijke 

waterstaatswerken
NEN 6901:1976 en Voorbehandeling voor het bekleden van ondergronds te leggen stalen 

buizen en hulpstukken
NEN 6901:1976 nl Voorbehandeling voor het bekleden van ondergronds te leggen stalen 

buizen en hulpstukken
NEN 6902:1986 nl Uitwendige bekleding met PE van ondergronds te leggen stalen buizen en 

hulpstukken
NEN 6902:1986 en Uitwendige bekleding met PE van ondergronds te leggen stalen buizen en 

hulpstukken
NPR 6903:1986 nl Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit aan de buitenzijde met 

PE beklede stalen buizen en hulpstukken
NEN 6905:1983 nl Uitwendige epoxy-bekledingen van ondergronds te leggen stalen buizen 

en hulpstukken
NPR 6906:1983 nl Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit stalen buizen en 

hulpstukken die aan de buitenzijde zijn voorzien van een epoxy-bekleding

NEN 6910:1983 nl Uitwendige bekleding met (asfalt)bitumen van ondergronds te leggen 
stalen buizen en hulpstukken

NPR 6911:1983 nl Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit stalen buizen en 
hulpstukken die aan de buitenzijde zijn voorzien van een (asfalt)bitumen 
bekleding

NPR 6912:1997 nl Kathodische bescherming van "onshore" buisleidingen en constructies van 
metaal

NEN 6913:1983 nl Inwendige bekleding met (asfalt)bitumen van ondergronds te leggen stalen 
vaten, buizen en hulpstukken

NEN 7002:1968/C1:1979 nl Centrifugaal gegoten gietijzeren afvoerbuizen (GA)
NEN 7002:1968 nl Centrifugaal gegoten gietijzeren afvoerbuizen (GA)
NEN 7041:1976 nl Verzinkte en/of met kunststof beklede stalen pijpen en hulpstukken voor 

binnenriolering
NEN 7062:1986 nl Gietijzeren buizen voor hulpstukken van het mofloze type voor 

binnenrioleringen
NEN 7062:1986 en Gietijzeren buizen voor hulpstukken van het mofloze type voor 

binnenrioleringen

NEN-EN 1057:2006+A1:2010 en Koper en koperlegeringen - Naadloze koperen buizen voor gas- en 
waterleidingen in sanitaire en verwarmingstoepassingen

NEN-EN 1971:1998 en Koper en koperlegeringen - Wervelstroombeproeving voor buizen
NEN-EN 12449:1999 en Koper en koperlegeringen - Naadloze, ronde buizen voor algemene 

toepassingen
NEN-EN 12450:1999 en Koper en koperlegeringen - Naadloze, koperen capillaire buizen

23.040.15 - Pijpleidingen van non-ferro metalen
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NEN-EN 12451:1999 en Koper en koperlegeringen - Naadloze, ronde buizen voor 
warmtewisselaars

NEN-EN 12452:1999 en Koper en koperlegeringen - Naadloze, gewalste buizen met ribben voor 
warmtewisselaars

NEN-EN 12735-1:2010 en Koper en koperlegeringen - Naadloze, ronde buizen voor 
luchtbehandeling en koeling - Deel 1: Buizen voor leidingsystemen

NEN-EN 12735-2:2010 en Koper en koperlegeringen - Naadloze, ronde buizen voor 
luchtbehandeling en koeling - Deel 2: Buizen voor apparaten

NEN-EN 13348:2008 en Koper en koperlegeringen - Naadloze, ronde koperen buizen voor 
medische gassen of vacuum

NEN-EN 13349:2002 en Koper en koperlegeringen - Vooraf geïsoleerde koperen buizen met een 
massieve bedekking

NEN 1273:1967 nl Slangtuiten en slangpuntstukken voor gas
NEN 2286:1959 nl Beugels voor naadloze koperen pijpen
NEN 2286:1959/C1:1961 nl Beugels voor naadloze koperen pijpen
NEN 2381:1968 nl Slangpuntstukken voor propaan en butaan
NEN 2541:1967 nl Puntstukken voor capillaire soldeerverbinding voor gasleidingen
NEN 2542:1967 nl Puntstukken met buitendraad voor gasleidingen
NEN 2543:1967 nl Puntstukken met soldeereind voor gasleidingen
NEN 2544:1967 nl Wartelmoeren voor puntstukken voor gas- en waterleidingen
NEN 2545:1967 nl Pakkingringen voor puntstukken voor gasleidingen
NEN 2547:1967 nl Puntstukken met buitendraad voor waterleidingen
NEN 2548:1967 nl Pakkingringen voor puntstukken voor waterleidingen
NEN 2549:1968 nl Draadstukken voor capillaire soldeerverbinding voor driedelige 

koppelingen in gas- en waterleidingen
NEN 2550:1968 nl Draadstukken met buitendraad voor driedelige koppelingen in gas- en 

waterleidingen
NEN 2551:1968 nl Draadstukken met binnendraad voor driedelige koppelingen in 

gasleidingen
NEN 2552:1968 nl Draadstukken met binnendraad voor driedelige koppelingen in 

waterleidingen

NEN-EN 579:1994 en Kunststofleidingsystemen - PE-X buizen - Bepaling van de mate van 
vernetting door oplosextractie

NEN-EN 580:2003 en Kunststofleidingsystemen - PVC-U buizen - Beproevingsmethode voor de 
bepaling van de weerstand tegen aantasting door dichloormethaan bij een 
vastgestelde temperatuur (DCMT)

NEN-EN 637:1994 en Kunststofleidingsystemen - Onderdelen van met glasvezel versterkte 
kunststoffen - Bepaling van het gehalte van de bestanddelen met de 
gravimetrische methode

NEN-EN 705:1994 en Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van met glasvezel 
versterkte thermoharde kunststoffen (GRP) - Methoden van 
regressieanalyse en hun toepassing

NEN-EN 705:1994/C1:1997 en Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van met glasvezel 
versterkte thermoharde kunststoffen (GRP) - Methoden van 
regressieanalyse en hun toepassing

NEN-EN 714:1994 en Kunststofleidingsystemen - Niet-trekvaste ringafdichtingen van 
elastomeerrubber tussen drukbuizen en hulpstukken - 
Beproevingsmethode voor de lekdichtheid onder inwendige hydrostatische 
druk zonder axiale belasting

NEN-EN 727:1994 en Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Buizen en hulpstukken van 
thermoplasten - Bepaling van de Vicat-verwekingstemperatuur (VST)

NEN-EN 728:1997 en Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Buizen en hulpstukken van 
polyolefinen - Bepaling van de oxidatieve inductietijd

23.040.20 - Pijpleidingen van kunststof
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NEN-EN 744:1995 en Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Buizen van thermoplasten - 
Beproevingsmethode voor de weerstand tegen uitwendige slagbelastingen 
op plaatsen klokgewijs verdeeld langs de omtrek

NEN-EN 761:1994 en Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel versterkte 
thermoharde kunststoffen (GRP) - Bepaling van de kruip bij droge 
omstandigheden

NEN-EN 802:1994 en Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Gespuitgiete fittingen van 
thermoplasten voor drukbuissystemen - Beproevingsmethode voor de 
maximale vervorming door samendrukken

NEN-EN 803:1994 en Kunststofleidingsystemen - Gespuitgiete fittingen van thermoplasten voor 
elastische ringafdichtingen voor drukbuizen - Beproevingsmethode voor 
de weerstand tegen korte-duur inwendige druk zonder axiale belasting

NEN-EN 804:1994 en Kunststofleidingsystemen - Gespuitgiete moffen voor lijmverbindingen 
voor drukbuizen - Beproevingsmethode voor de weerstand tegen korte-
duur inwendige hydrostatische druk

NPR-CEN/TR 852:2011 en Kunststofleidingsystemen voor het transport van drinkwater - Migratie-
onderzoek - Leidraad voor de interpretatie van migratiewaarden bepaald 
op laboratoriumschaal

NEN-EN 917:1997 en Kunststofleidingsystemen - Afsluiters van thermoplasten - 
Beproevingsmethode voor de weerstand tegen inwendige druk en de 
lekdichtheid

NEN-EN 922:1994 en Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Buizen en hulpstukken van 
ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Het vervaardigen van proefstukken voor 
de bepaling van het viscositeitsgetal en berekening van de K-waarde

ENV 1046:2001 en Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Systemen buitenshuis voor het 
transport van water of afvalwater - Praktijkrichtlijnen voor bovengrondse 
en ondergrondse aanleg

NEN-EN 1053:1995 en Kunststofleidingsystemen - Kunststofleidingsystemen van thermoplasten 
voor drukloze toepassingen - Beproevingsmethode voor de waterdichtheid

NEN-EN 1054:1995 en Kunststofleidingsystemen - Kunststofleidingsystemen van thermoplasten 
voor binnenrioleringen - Beproevingsmethode voor de luchtdichtheid van 
verbindingen

NEN-EN 1055:1996 en Kunststofleidingsystemen - Buizen van thermoplasten voor 
binnenrioleringen - Beproevingsmethode voor de weerstand tegen 
cyclische temperaturen

NEN-EN 1119:2009 en Kunststofleidingsystemen - Verbindingen voor met glasvezel versterkte 
thermoharde kunststoffen (GVK) buizen en hulpstukken - 
Beproevingsmethode voor de dichtheid en de weerstand tegen 
beschadiging van de flexibele verbindingen met elastomerische 
afdichtingselementen

NEN-EN 1120:1996 en Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van met glasvezel 
versterkte thermohardende kunststoffen (GVK) - Bepaling van de 
weerstand tegen inwerking van chemicaliën aan de binnenkant van een 
segment onder buiging

NEN-EN 1225:1996 en Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel versterkte 
thermohardende kunststoffen (GRP) - Bepaling van de kruipfactor onder 
vochtige omstandigheden en berekening van de langeduur specifieke 
ringstijfheid

NEN-EN 1226:1996 en Kunststofleidingssystemen - Buizen van met glasvezel versterkte 
thermoharde kunststoffen (GVK) - Beproevingsmethode voor het 
onderzoek van de weerstand tegen initiële ringvervorming
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NEN-EN 1227:1998 en Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel versterkte 
thermoharde kunststoffen (GVK) - Bepaling van de langeduur relatieve 
ringvervorming onder vochtige omstandigheden

NEN-EN 1228:1996 en Kunststofleidingssystemen - Buizen van met glasvezel versterkte 
thermoharde kunststoffen (GRP) - Bepaling van de initiële specifieke 
ringstijfheid

NEN-EN 1229:1996 en Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van met glasvezel 
versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) - Beproevingsmethode voor 
het onderzoek van lekdichtheid van de wand bij korteduur inwendige druk

NVN-ENV 1329-2:2001 en Kunststofleidingsystemen van ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) 
voor binnenriolering (lage en hoge temperatuur) - Deel 2: Aanbevelingen 
voor de conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1393:1996 en Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel versterkte 
thermoharde kunststoffen (GVK) - Bepaling van de initiële 
trekeigenschappen in de lengterichting

NEN-EN 1393:1996/C1:1997 en Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel versterkte 
thermoharde kunststoffen (GVK) - Bepaling van de initiële 
trekeigenschappen in de lengterichting

NEN-EN 1394:1996/C1:1997 en Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel versterkte 
thermoharde kunststoffen (GVK) - Bepaling van de schijnbare initiële 
treksterkte in de omtreksrichting

NEN-EN 1394:1996 en Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel versterkte 
thermoharde kunststoffen (GVK) - Bepaling van de schijnbare initiële 
treksterkte in de omtreksrichting

NEN-EN 1401-1:2009 en Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering - 
Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken 
en het systeem

NVN-ENV 1401-2:2001 en Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze rioleringen van 
ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 2: Leidraad voor de 
conformiteitsbeoordeling

NVN-ENV 1401-3:2001 en Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering - 
Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 3: Aanbevolen richtlijnen voor de 
installatie

NEN-EN 1411:1996 en Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Buizen van thermoplasten - 
Bepaling van de weerstand tegen uitwendige slagbelasting met de 
trapjesmethode

NEN-EN 1437:2002 en Kunststofleidingsystemen - Leidingsystemen voor buitenriolering - 
Beproevingsmethode voor bepaling van de weerstand tegen 
gecombineerde cyclische temperatuurwisselingen en uitwendige belasting

NEN-EN 1447:2009+A1:2010 en Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel versterkte 
thermohardende kunststoffen (GVK) - Bepaling van de lange-
duurweerstand tegen inwendige druk

NEN-EN 1448:1997 en Kunststofleidingsystemen - Componenten van met glasvezel versterkte 
thermoharde kunststoffen (GVK) - Beproevingsmethoden voor de 
beoordeling van het ontwerp van trekvaste mof- en spie-eindverbindingen 
met afdichtingen van elastomeer

NEN-EN 1449:1997 en Kunststofleidingsystemen - Componenten van met glasvezel versterkte 
thermoharde kunststoffen (GVK) - Beproevingsmethoden voor de 
beoordeling van het ontwerp van gelijmde mof- en spie-eindverbindingen

NEN-EN 1451-1:1999 en Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge 
temperatuur) - Polypropeen (PP) - Deel 1: Specificaties voor buizen, 
fittingen en het systeem
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NVN-ENV 1452-6:2001 en Kunststofleidingsystemen voor de drinkwatervoorziening - 
Ongeplasticeerd poly(vinylchloride) (PVC-U) - Deel 6: Leidraad voor de 
installatie

NVN-ENV 1452-7:2001 en Kunststofleidingsystemen voor de drinkwatervoorziening - 
Ongeplasticeerd poly(vinylchloride) (PVC-U) - Deel 7: Richtlijnen voor 
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1453-1:2000 en Kunststofleidingsystemen - Buizen met een gestructureerde wand voor 
binnenriolering (lage en hoge temperatuur) - Ongeplasticeerd PVC (PVC-
U) - Deel 1: Specificaties voor leidingsystemen

NVN-ENV 1453-2:2001 en Kunststofleidingsystemen met gestructureerde wand buizen voor 
binnenriolering (lage en hoge temperaturen) - Ongeplasticeerd PVC (PVC-
U) - Deel 2: Conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1519-1:2000 en Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge 
temperatuur) - Polyetheen (PE) - Deel 1: Specificaties voor buizen, 
hulpstukken en leidingsystemen

NVN-ENV 1519-2:2001 en Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge 
temperatuur) - Polyetheen (PE) - Deel 2: Aanbevelingen voor de 
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1555-1:2010 en Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Polyetheen (PE) - Deel 1: 
Algemeen

NEN-EN 1555-2:2010 en Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Polyetheen (PE) - Deel 2: 
Buizen

NEN-EN 1555-5:2010 en Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Polyetheen (PE) - Deel 5: 
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NPR-CEN/TS 1555-7:2003 en Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Polyetheen (PE) - Deel 7: 
Aanbeveling voor de conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1565-1:1999/C1:2000 nl Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge 
temperatuur) - Styreen-copolymeermengsels (SAN+PVC) - Deel 1: 
Specificaties voor buizen, fittingen en het systeem

NEN-EN 1565-1:1999 en Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge 
temperatuur) - Styreen-copolymeermengsels (SAN+PVC) - Deel 1: 
Specificaties voor buizen, fittingen en het systeem

NEN-EN 1566-1:1999/C1:2000 en Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge 
temperatuur) - Gechloreerd polyvinylchloride (PVC-C) - Deel 1: 
Specificaties voor buizen, fittingen en het systeem

NEN-EN 1566-1:1999 en Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge 
temperatuur) - Gechloreerd polyvinylchloride (PVC-C) - Deel 1: 
Specificaties voor buizen, fittingen en het systeem

NVN-ENV 1566-2:2001 en Kunststofleidingsystemen voor de binnenriolering (lage en hoge 
temperaturen) - Gechloreerd PVC (PVC-C) - Deel 2: Aanbevelingen voor 
de conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1638:1997 en Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel versterkte 
thermoharde kunststoffen (GVK) - Beproevingsmethode en beoordeling 
van de weerstand tegen cyclische inwendige druk

NEN-EN 1680:1997 en Kunststofleidingsystemen - Afsluiters voor leidingsystemen van 
polyetheen (PE) - Beproevingsmethode voor de bepaling van de 
lekdichtheid tijdens en na toepassing van buiging op het 
bedieningsmechanisme

NEN-EN 1704:1997 en Kunststofleidingsystemen - Afsluiters van thermoplasten - 
Beproevingsmethode voor de integriteit van een afsluiter na 
temperatuurwisselingen onder buiging

NEN-EN 1705:1997 en Kunststofleidingsystemen - Afsluiters van thermoplasten - 
Beproevingsmethode voor de integriteit van een afsluiter na uitwendige 
slagbelasting
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NEN-EN 1716:1997 en Kunststofleidingsystemen - Aftakzadels van polyetheen (PE) - 
Beproevingsmethode voor de weerstand van een samengesteld aftakzadels 
tegen slagbelasting

NEN-EN 1796:2006+A1:2008 en Kunststofleidingsystemen voor de drinkwatervoorziening met en zonder 
druk - Glasvezel versterkte thermohardende kunststoffen (GVK) op basis 
van onverzadigd polyesterhars (UP)

NEN-EN 1852-1:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze buitenrioleringen - Polypropeen 
(PP) - Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken en het systeem

NEN-EN 1862:1997 en Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel versterkte 
thermoharde kunststoffen (GVK) - Bepaling van de relatieve kruip bij 
buiging na blootstelling aan een chemische omgeving

NEN-EN 1905:1999 en Kunststofleidingsystemen - Buizen, vormstukken en materieel van 
ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Methode voor de beoordeling van het 
PVC-gehalte op basis van het totale chloorgehalte

NEN-EN 1979:1999 en Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Spiraalbuizen met een 
geprofileerde wand van thermoplasten - Bepaling van de treksterkte van 
een naad

NEN-EN 12061:1999 en Kunststofleidingsystemen - Hulpstukken van thermoplasten - 
Beproevingsmethode voor de slagweerstand

NEN-EN 12099:1997 en Kunststofleidingsystemen - Materialen en onderdelen van leidingen van 
polyetheen - Bepaling van het gehalte aan vluchtige bestanddelen

NEN-EN 12106:1997 en Kunststofleidingsystemen - Buizen van polyetheen (PE) - 
Beproevingsmethode voor de weerstand tegen inwendige druk na 
toepassing van afklemmen

NEN-EN 12107:1997 en Kunststofleidingsystemen - Gespuitgiete hulpstukken, afsluiters en 
toebehoren van thermoplasten - Bepaling van de lange-termijn 
hydrostatische sterkte van thermoplastische materialen voor gespuitgiete 
leidingonderdelen

NVN-ENV 12108:2001 en Kunststofleidingsystemen - Leidraad voor de installatie in gebouwen van 
drukleidingsystemen voor warm en koud water bestemd voor menselijke 
consumptie

NEN-EN 12117:1997 en Kunststofleidingsystemen - Hulpstukken, afsluiters en toebehoren - 
Bepaling van de relatie tussen gasdebiet en drukverlies

NEN-EN 12118:1997 en Kunststofleidingsystemen - Bepaling van het vochtgehalte in 
thermoplasten met coulometrie

NEN-EN 12119:1997 en Kunststofleidingsystemen - Afsluiters van polyetheen (PE) - 
Beproevingsmethode voor de weerstand tegen temperatuurswisselingen

NEN-EN 12200-1:2000 en Kunststofleidingsystemen voor de afvoer van hemelwater voor 
bovengronds gebruik buiten - Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) 
- Deel 1: Specificaties voor buizen, hulpstukken en voor het systeem

NEN-EN 12201-2:2003 en Kunststofleidingsystemen voor de drinkwatervoorziening - Polyetheen 
(PE) - Deel 2: Buizen

NPR-CEN/TS 12201-7:2003 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorziening - Polyetheen (PE) - 
Deel 7: Leidraad voor de conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 12256:1998 en Kunststofleidingsystemen - Hulpstukken van thermoplasten - 
Beproevingsmethode voor de mechanische sterkte of flexibiliteit van 
handvervaardigde hulpstukken

NEN-EN 12293:2000 en Kunststofleidingsystemen - Buizen en fittingen van thermoplasten voor 
warm en koud water - Beproevingsmethode voor de bepaling van de 
weerstand van een gemonteerd systeem tegen temperatuurwisselingen
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NEN-EN 12294:2000 en Kunststofleidingsystemen - Systemen voor warm en koud water - 
Beproevingsmethode voor de bepaling van de lekdichtheid onder vacuüm

NEN-EN 12295:2000 en Kunststofleidingsystemen - Buizen en bijbehorende fittingen voor warm 
en koud water - Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand 
van verbindingen tegen drukwisselingen

NEN-EN 12324-2:1999 en Irrigatietechniek - Haspelsystemen - Deel 2: Specificaties voor buizen van 
polyetheen voor haspels

NEN-EN 13244-1:2003 en Kunststofleidingsystemen voor onder- en bovengrondse 
drukwaterleidingsystemen voor algemeen gebruik, afvoer en rioleringen - 
Polyethyleen (PE) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN 13244-2:2003 en Kunststofleidingsystemen voor onder- en bovengrondse 
drukwaterleidingsystemen voor algemeen gebruik, afvoer en rioleringen - 
Polyethyleen (PE) - Deel 2: Buizen

NEN-EN 13244-4:2003 en Kunststofleidingsystemen voor onder- en bovengrondse 
drukwaterleidingsystemen voor algemeen gebruik, afvoer en rioleringen - 
Polyethyleen (PE) - Deel 4: Afsluiters

NEN-EN 13244-5:2003 en Kunststofleidingsystemen voor onder- en bovengrondse 
drukwaterleidingsystemen voor algemeen gebruik, afvoer en rioleringen - 
Polyethyleen (PE) - Deel 5: Geschiktheid voor de toepassing van het 
systeem

NEN-EN 13566-7:2007 en Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drukloze 
rioleringen - Deel 7: Voeringen met spiraalvormige buizen

NEN-EN 13598-1:2010 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 
Ongeplasticeerd PVC (PVC-U),polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - 
Deel 1: Specificaties voor aanvullende hulpstukken en inspectieputten

NEN-EN 13598-2:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 
Ongeplasticeerd PVC (PVC-U), polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - 
Deel 2: Specificaties voor inspectieputten in verkeersgebieden en diepe 
ondergrondse installaties

NEN-EN 13598-2:2009/C1:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 
Ongeplasticeerd PVC (PVC-U), polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - 
Deel 2: Specificaties voor inspectieputten in verkeersgebieden en diepe 
ondergrondse installaties

NVN-ENV 13801:2001 en Kunststofleidingsystemen voor binnenriolering (lage en hoge 
temperaturen) - Thermoplasten - Aanbevolen praktijkrichtlijnen

NEN-EN 14408-1:2004 en Kunststofleidingsystemen voor de renovatie van ondergrondse 
gasvoorzieningsnetwerken - Deel 1: Algemeen

NEN-EN 14408-3:2004 en Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse 
gasvoorzieningsnetwerken - Deel 3: Voeringen met nauwsluitende 
leidingen

NPR-CEN/TS 14541:2007 en Kunststof buizen en hulpstukken voor drukloze toepassingen - Hergebruik 
van bewerkt PVC-U, PP en PE materialen

CEN/TS 14578:2003 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorziening en riolering - 
Buizen van met glasvezel versterkte thermohardende kunststoffen (GVK) 
op basis van onverzadigde polyester harsen (UP) - Aanbevolen richtlijnen 
voor de installatie

NEN-EN 14636-1:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze rioleringen - Polyesterharsbeton - 
Deel 1: Buizen en hulpstukken met flexibele verbindingen

NEN-EN 14636-2:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze rioleringsnetwerken - 
Polyesterharsbeton - Deel 2: Mangat en kamerinspectie

NEN-EN 14718:2006 en Invloed van organische materialen op water bestemd voor menselijke 
consumptie - Bepaling van het chloorverbruik - Beproevingsmethode
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NEN-EN 14802:2005 en Kunststofleidingsystemen - Thermokunststof schachten of stijgleidingen 
voor inspectieputten en mangaten - Bepaling van de weerstand tegen 
oppervlakte- en verkeersbelasting

CEN/TS 14807:2004 en Kunststofleidingsystemen - Glasvezel versterkte thermohardende kunststof 
buizen (GVK) gebaseerd op onverzadigde polyester hars (UP) - Richtlijn 
voor de structurele analyse van ondergrondse GVK-UP pijpleidingen

NEN-EN 14982:2006+A1:2010 en Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Kunststof schachten of 
stijgleidingen voor inspectieputten en mangaten - Bepaling van de 
ringstijfheid

NEN-EN 15014:2007 en Kunststofleidingsystemen - Onder- en bovengrondsystemen voor water en 
andere vloeistoffen onder druk - Prestatiekenmerken voor buizen, 
hulpstukken en hun verbindingen

NPR-CEN/TR 15438:2007 en Kunsstofleidingsystemen - Richtlijn voor codering van producten en hun 
gebruik

NPR-CEN/TR 15729:2010 en Kunststofleidingsystemen - Met glasvezel versterkte thermohardende 
kunststoffen (GVK) op basis van onverzadigde polyester hars (UP) - 
Bepaling van de gemiddelde slijtage weerstand na een gedefinieerd aantal 
test cycli (kantelmethode)

NPR-CEN-ISO/TS 15874-7:2004 en Kunststofleidingsystemen voor warm en koudwaterinstallaties - 
Polypropeen (PP) - Deel 7: Leidraad voor conformiteitsbeoordeling

NPR-CEN-ISO/TS 15875-7:2004 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - Vernet 
polyetheen (PE-X) - Deel 7: Leidraad voor conformiteitsbeoordeling

NPR-CEN-ISO/TS 15876-7:2004 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Polybuteen (PB) - Deel 7: Leidraad voor conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 16000:2010 en Kunststofleidingsystemen - Binnenhuis systemen - Bevestigen en 
vastzetten van onderdelen voor de beproeving van de thermische 
weerstand in een "single burning item" beproeving

NPR-CEN-ISO/TS 21003-7:2008 en Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties in 
gebouwen - Deel 7: Leidraad voor conformiteitsbeoordeling

NEN-EN-ISO 1167-1:2006 en Thermoplastischebuizen, hulpstukken en assemblages voor het transpo rt 
van vloeistoffen en gassen - Bepaling van de weerstand tegen inwendige 
druk - Deel 1: Algemene methode

NEN-EN-ISO 1167-2:2006 en Thermoplastischebuizen, hulpstukken en assemblages voor het transport 
van vloeistoffen en gassen - Bepaling van de weerstand tegen inwendige 
druk - Deel 2: Voorbereiding van buis proefstukken

NEN-EN-ISO 1167-3:2007 en Thermoplastische buizen, hulpstukken en assemblages voor het transport 
van vloeistoffen en gassen - Bepaling van de weerstand tegen inwendige 
druk - Deel 3: Voorbereiden van onderdelen

NEN-EN-ISO 1167-4:2007 en Thermoplastische buizen, hulpstukken en assemblages voor het transport 
van vloeistoffen en gassen - Bepaling van de weerstand tegen inwendige 
druk - Deel 4: Voorbehandeling van verbindingen

NEN-EN-ISO 1452-1:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen en voor boven- 
en ondergrondse rioolpersleiding - Ongeplasticeerd polyvinylchloride 
(PVC-U) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 1452-2:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen voor boven- en 
ondergrondse rioolpersleiding - Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-
U) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 1452-3:2010 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen en voor boven- 
en ondergrondse rioolpersleiding - Ongeplasticeerd polyvinylchloride 
(PVC-U) - Deel 3: Fittingen (corrected and reprinted)

NEN-EN-ISO 1452-4:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen en voor boven- 
en ondergrondse rioolpersleiding - Ongeplasticeerd polyvinylchloride 
(PVC-U) - Deel 4: Afsluiters
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NEN-EN-ISO 1452-5:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen en voor boven- 
en ondergrondse rioolpersleiding - Ongeplasticeerd polyvinylchloride 
(PVC-U) - Deel 5: Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NEN-EN-ISO 1746:2000 en Rubber- of kunststofslangen en flexibele buizen - Buigproeven
NEN-EN-ISO 2505:2005 en Thermoplastische kunststof buizen - Lengteverandering na verwarming en 

afkoeling - Beproevingsmethode en parameters
NEN-EN-ISO 3126:2005 en Kunststofleidingsystemen - Kunststof componenten - Bepaling van 

afmetingen
NEN-ISO 3213:2009 en Polypropeen (PP) buizen - Gevolgen van de tijd en temperatuur op de 

verwachte sterkte
NEN-EN-ISO 6259-1:2001 en Kunststofleidingsystemen - Bepaling van de treksterkte-eigenschappen - 

Deel 1: Algemene beproevingsmethode
NPR-ISO/TS 7024:2005 en Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge 

temperatuur) in gebouwen - Thermoplasten - Aanbevolen praktijk voor 
installatie

NEN-ISO 7675:2003 en Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge 
temperatuur) - Gechloreerd polyvinylchloride (PVC-C)

NEN-EN-ISO 7686:2005 en Kunststofbuizen en -hulpstukken - Bepaling van de opaciteit
NEN-ISO 8361-2:1992 en Buizen en hulpstukken van thermoplastische kunststoffen - 

Waterabsorptie - Deel 2: Beproevingsomstandigheden voor buizen en 
hulpstukken van ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U)

NEN-ISO 8772:2006 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 
Polyetheen (PE)

NEN-ISO 8773:2006 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 
Polypropeen (PP)

NEN-ISO 8779:2010 en Kunststofleidingsystemen - Buizen van polyetheen (PE) voor 
irrigatievertakkingen - Specificaties

NEN-EN-ISO 8795:2001 en Kunststofleidingsystemen voor het transport van drinkwater - Migratie-
onderzoek - Bepaling van de migratiewaarden van kunststofbuizen, 
hulpstukken en hun verbindingen

NEN-EN-ISO 9080:2003 en Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Bepaling van de langeduur 
hydrostatische sterkte van thermoplastische materialen in buisvorm door 
extrapolatie

NEN-EN-ISO 9967:2007 en Buizen van thermoplasten - Bepaling van de kruipverhouding
NEN-EN-ISO 9969:2008 en Buizen van thermoplasten - Bepaling van de ringstijfheid
NEN-ISO 10508:2006 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - Leidraad 

voor classificatie en ontwerp
NVN-ISO/TS 10839:2000 en Polyethyleen buizen en hulpstukken voor gasvoorziening - 

Praktijkrichtlijn voor ontwerp, behandeling en installatie
NEN-EN-ISO 10931:2005 en Kunststofleidingssystemen voor industriële toepassingen - 

Polyvinylidenefluoride (PVDF) - Specificaties voor onderdelen en het 
leidingssysteem

NEN-ISO 10952:2008 en Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van glasvezelversterkte 
thermoharde kunststoffen (GVK) - Bepaling van de weerstand tegen de 
inwerking van chemicaliën aan de binnenkant van een gebogen segment

NEN-EN-ISO 11296-1:2011 en Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drukloze 
rioleringsnetwerken - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 11296-3:2011 en Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse 
watervoorzieningsnetwerken - Deel 3: Voeringen met nauwsluitende 
leidingen

NEN-EN-ISO 11296-4:2011 en Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drukloze 
rioleringsnetwerken - Deel 4: Ter plekke uithardende voeringen

NEN-EN-ISO 11298-1:2011 en Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse 
watervoorzieningsnetwerken - Deel 1: Algemeen
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NEN-EN-ISO 11298-3:2011 en Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse 
watervoorzieningsnetwerken - Deel 3: Voeringen met nauwsluitende 
leidingen

NEN-EN-ISO 12162:1995 en Thermoplastische materialen voor buizen en hulpstukken voor 
druktoepassingen - Classificatie en materiaalaanduiding - Globale 
bedrijfs(ontwerp)coëfficiënt

NEN-EN-ISO 12162:2009 en Thermoplastische materialen voor buizen en hulpstukken voor 
druktoepassingen - Classificatie, ontwerpcoëfficiënt en 
materiaalaanduiding

NEN-ISO 12176-3:2011 en Kunststofbuizen en -hulpstukken - Apparatuur voor het lassen van 
polyetheen leidingsystemen - Deel 3: Identificatiepas van de operator

NEN-EN-ISO 13477:2008 en Buizen van thermoplasten voor het transport van vloeistoffen - Bepaling 
van de weerstand tegen snelle scheurvoortplanting - Stationaire 
beproeving op kleine schaal (S4-proef)

NEN-EN-ISO 13478:2007 en Thermoplastische leidingsystemen voor het transport van vloeistoffen - 
Bepaling van de weerstand tegen snelle scheurgroei (RCP) - Proef op ware 
grootte (FST)

NEN-EN-ISO 13479:2009 en Buizen van polyolefinen voor het transport van vloeistoffen - Bepaling 
van de weerstand tegen scheurvoortplanting - Beproevingsmethode voor 
de langzame scheurgroei op gekerfde buizen

NEN-EN-ISO 13760:1998 en Kunststof buizen voor het transport van vloeistoffen onder druk - Regel 
van Miner - Berekeningsmethode voor cumulatieve schade

NEN-EN-ISO 13844:2000 en Kunststofleidingsystemen - Fittingen van ongeplasticeerd 
polyvinylchloride (PVC-U) met rubber-ringafdichtingen voor buizen van 
PVC-U - Beproevingsmethode voor de dichtheid bij onderdruk

NEN-EN-ISO 13845:2000 en Kunststofleidingsystemen - Mofverbindingen met een rubber-
ringafdichting voor gebruik met buizen van ongeplasticeerd 
polyvinylchloride (PVC-U) - Beproevingsmethode voor de dichtheid bij 
inwendige druk en met een hoekverdraaiing

NEN-ISO 13950:2007/C1:2008 en Kunststofbuizen en hulpstukken - Automatische herkenningssystemen 
voor elektrolasverbinding

NEN-ISO 13950:2007 en Kunststofbuizen en hulpstukken - Automatische herkenningssystemen 
voor elektrolasverbinding

NEN-EN-ISO 13968:2008 en Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Buizen van thermoplasten - 
Bepaling van de ringflexibiliteit

NEN-ISO 14531-3:2010 en Kunststofbuizen en -hulpstukken - Vernet polyetheen (PE-X) 
buissystemen voor het transport van gasvormige brandstoffen - 
Specificaties - Deel 3: Hulpstukken voor mechanische afdichting 
(inclusief PE-X/metaalconstructies)

NEN-ISO 15439-1:2007 en Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening voor maximale druk tot en 
met 0,4 MPa (4 bar) - Polyamide (PA) - Deel 1: Algemeen

NEN-ISO 15439-3:2007 en Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening voor maximale druk tot en 
met 0,4 MPa (4 bar) - Polyamide (PA) - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN-ISO 15874-3:2004 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Polypropeen (PP) - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN-ISO 15874-5:2004 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Polypropeen (PP) - Deel 5: Geschiktheid van het systeem

NEN-EN-ISO 15875-3:2004 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - Vernet 
polyetheen (PE-X) - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN-ISO 15875-5:2004 en Kunststofleidingsystemen voor warm en koud waterinstallaties - Vernet 
polyetheen (PE-X) - Deel 5: Geschiktheid voor de toepassing van het 
systeem

NEN-EN-ISO 15876-1:2004 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Polybuteen (PB) - Deel 1: Algemeen
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NEN-EN-ISO 15876-2:2004/A1:2007 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Polybuteen (PB) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 15876-2:2004 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Polybuteen (PB) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 15876-3:2004 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Polybuteen (PB) - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN-ISO 15876-5:2004 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Polybuteen (PB) - Deel 5: Geschiktheid voor de toepassing van het 
systeem

NEN-EN-ISO 15877-1:2009/A1:2010 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Gechloreerd poly(vinylchloride) (PVC-C) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 15877-1:2009 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Gechloreerd polyvinylchloride (PVC-C) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 15877-2:2009 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Gechloreerd polyvinylchloride (PVC-C) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 15877-2:2009/A1:2010 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Gechloreerd polyvinylchloride (PVC-C) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 15877-3:2009/A1:2010 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Gechloreerd polyvinylchloride (PVC-C) - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN-ISO 15877-3:2009 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Gechloreerd polyvinylchloride (PVC-C) - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN-ISO 15877-5:2009 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Gechloreerd polyvinylchloride (PVC-C) - Deel 5: Geschiktheid voor de 
toepassing van het systeem

NEN-EN-ISO 15877-5:2009/A1:2010 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Gechloreerd polyvinylchloride (PVC-C) - Deel 5: Geschiktheid voor de 
toepassing van het systeem

NPR-CEN-ISO/TS 15877-7:2009 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Gechloreerd PVC (PVC-C) - Deel 7: Leidraad voor 
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN-ISO 16871:2003 en Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Kunststofbuizen en 
hulpstukken - Beproevingsmethode voor het bepalen van de weerstand 
tegen veroudering door (natuurlijke) weersomstandigheden

NEN-ISO 17454:2006 en Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse buizen - Beproevingsmethode 
voor het bepalen van de kleefkracht van de verschillende lagen door 
middel van een trekopstelling

NEN-ISO 17455:2005/C1:2007 en Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse buizen - Bepaling van de 
zuurstofdoorlaatbaarheid van de barrière laag

NEN-ISO 17455:2005 en Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse buizen - Bepaling van de 
zuurstofdoorlaatbaarheid van de barrière laag

NEN-ISO 17456:2006 en Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse buizen - Bepaling van de lange 
duur hydrostatische sterkte

NPR-ISO/TR 18124:2006 en Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse M (metalen) buizen - 
Beproevingsmethode voor de sterkte van de laslijn in de metalen laag en 
verbinding tussen lagen door gebruik van een kegel

NEN-ISO 18225:2008 en Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse leidingsystemen voor 
gasinstallaties buitenshuis - Specificaties voor systemen

NPR-ISO/TS 18226:2006 en Kunststofbuizen en -hulpstukken - Versterkte thermoplastische 
leidingsystemen voor het transport van gasvormige brandstoffen met een 
druk tot 4 MPa (40 bar)

NEN-ISO 18373-1:2007 en Harde PVC buizen - Dynamische differentie-calorimetriemethode (DSC) - 
Deel 1: Meting van de procestemperatuur

NEN-ISO 18373-2:2008 en Harde PVC buizen - Dynamische differentie-calorimetriemethode (DSC) - 
Deel 2: Meting van de enthalpie van de smeltkristal
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NEN-ISO 18553:2002 en Methode voor de bepaling van de mate van pigment of roetdispersie in 
polyolefine buizen, hulpstukken en samenstellingen

NEN-ISO 18553:2002/A1:2007 en Methode voor de bepaling van de mate van pigment of roetdispersie in 
polyolefine buizen, hulpstukken en samenstellingen

NPR-ISO/TR 19480:2005 en Polyethyelene buizen en hulpstukken voor gasvoorziening of 
watervoorziening - Training en beoordeling van lasoperators

NEN-ISO 19899:2010 en Plastics piping systems - Polyolefin pipes and mechanical fitting 
assemblies - Test method for the resistance to end load (AREL test)

NEN-EN-ISO 21003-2:2008 en Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties in 
gebouwen - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 21003-2:2008/A1:2011 en Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties in 
gebouwen - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 21003-3:2008 en Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties in 
gebouwen - Deel 3: Hulpstukken

NPR-CEN-ISO/TS 21003-7:2008/A1:2010 
en

Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties in 
gebouwen - Deel 7: Leidraad voor conformiteitsbeoordeling

NEN-ISO 21004:2006 en Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse buizen en hun verbindingen, 
gebaseerd op thermoplasten, voor watervoorziening

NEN-ISO 21138-1:2008 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 
Leidingsystemen met een gestructureerde wand van ongeplastificeerd PVC 
(PVC-U), polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - Deel 1: Materiaal 
specificaties en prestatie criteria voor buizen, hulpstukken en het systeem

NEN-ISO 21138-2:2008 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 
Leidingsystemen met een gestructureerde wand van ongeplastificeerd PVC 
(PVC-U), polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - Deel 2: Buizen en 
hulpstukken met gladde uitwendige oppervlakte, Type A

NEN-ISO 21138-3:2008 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 
Leidingsystemen met een gestructureerde wand van ongeplastificeerd PVC 
(PVC-U), polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - Deel 3: Buizen en 
hulpstukken met geen gladde uitwendige oppervlakte, Type B

NEN-ISO 21307:2011-06 en Buizen en hulpstukken van kunststof - Stuiklasafdichtingsprocedures voor 
polyetheen (PE) buizen en hulpstukken gebruikt in constructies van gas- 
en waterdistributiesystemen

NEN-ISO 21751:2011 en Plastics pipes and fittings - Decohesion test of electrofusion assemblies - 
Strip-bend test

NEN-EN-ISO 22391-2:2009 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Temperatuurbestendige polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 2: Buizen

NEN-ISO 24033:2009 Verhoogde temperatuurbestendige polyetheen buizen (PE-RT) - Effect 
van tijd en temperatuur op de verwachte sterkte

NEN-ISO 25780:2011 en Kunststofleidingsystemen voor druk en drukloze watervoorziening, 
irrigatie, drainage of riolering - Glasvezelversterkte 
kunststofleidingsystemen op basis van onverzadigde polyester hars (UP) - 
Buizen met flexibele hulpstukken bedoeld om te worden geïnstalleerd met 
behulp van gesloten front boortechnieken

NPR-ISO/TS 26873:2010 en Plastics pipes and fittings - Definition and construction procedures for 
reference lines

NEN 2376:1961 nl Plastieken pijpen - Buitenmiddellijnen en nominale drukken
NEN 2671:1970 nl Richtlijnen voor de aanleg van dienstleidingen van ongeplasticeerd 

polyvinylchloride voor het transport van drinkwater
NEN 3650-3:2004/C1:2006 nl Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 3: Kunststoffen
NEN 3650-3:2004 nl Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 3: Kunststoffen
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NEN 7010:1968 en Gladde draineerbuizen van ongeplasticeerd polyvinylchloride bestemd 
voor de landbouw

NEN 7010:1968 nl Gladde draineerbuizen van ongeplasticeerd polyvinylchloride bestemd 
voor de landbouw

NEN 7012:1975 nl Buizen van ABS voor binnenhuisriolering
NEN 7013:1980 nl Expansiestukken van PVC en ABS voor binnenrioleringen
NEN 7036:1976 nl Geribbelde draineerbuizen van ongeplasticeerd PVC
NEN 7036:1976 en Geribbelde draineerbuizen van ongeplasticeerd PVC
NEN 7036:1976/C1:1981 nl Geribbelde draineerbuizen van ongeplasticeerd PVC
NEN 7037:1981 nl Buizen van met glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen voor 

buitenriolering - Eisen en beproevingsmethoden
NEN 7039:2003 nl Buizen en hulpstukken van kunststof voor binnenrioleringen - Cyclische 

temperatuurproef - Luchtdichtheidsbeproeving
NEN 7060:1984/C1:1985 nl Instortmoffen van ongeplasticeerd PVC voor ronde rioolbuizen van 

ongewapend of gewapend beton
NEN 7060:1984 nl Instortmoffen van ongeplasticeerd PVC voor ronde rioolbuizen van 

ongewapend of gewapend beton
NPR 7061:1984/C1:1984 nl Aanleg van rioolpersleidingen van ongeplasticeerd PVC
NPR 7061:1984 nl Aanleg van rioolpersleidingen van ongeplasticeerd PVC
NEN 7100:1969 nl Richtlijnen voor de aanleg van drinkwaterinstallaties met buizen van 

ongeplasticeerd polyvinylchloride
NEN 7102:1996 nl Buizen van ongeplasticeerd PVC - Bepaling van de weerstand tegen 

aantasting voor dichloormethaan
NEN 7104:1983/C1:1983 nl Buizen van amorfe thermoplastische kunststoffen - Bepaling van het 

kruipgedrag van de buizen door buiging in omtreksrichting
NEN 7104:1983 nl Buizen van amorfe thermoplastische kunststoffen - Bepaling van het 

kruipgedrag van de buizen door buiging in omtreksrichting
NEN 7105:1987 nl Kunststofleidingen voor vloerverwarming - Buizen van lage-

dichtheidpolyetheen (PE-LD) - Eisen en beproevingsmethoden
NEN 7106:1984 nl Kunststofdrinkwaterleidingen - Lijmen voor verbindingen tot en met 90 

mm in ongeplasticeerd PVC en van PVC/CPE - Eisen en 
beproevingsmethoden

NEN 7107:1986 nl Kunststofdrinkwaterleidingen - Trekvaste koppelingen van 
ongeplasticeerd PVC voor buizen van ongeplasticeerd PVC - Eisen en 
beproevingsmethoden

NEN 7108:1982/C1:1982 nl Bochten vervaardigd van waterleidingbuizen van ongeplasticeerd PVC

NEN 7108:1982 nl Bochten vervaardigd van waterleidingbuizen van ongeplasticeerd PVC

NEN 7116:1989 nl Kunststofdrinkwaterleidingen - Buizen van polyetheen (PE) - Eisen en 
beproevingsmethoden

NEN 7116:1989/C1:1989 nl Kunststofdrinkwaterleidingen - Buizen van polyetheen (PE) - Eisen en 
beproevingsmethoden

NEN 7146:2001 nl Kunststofleidingsystemen - Buigproef voor thermoplastische hulpstukken -
Eisen en beproevingsmethode

NEN 7200:2004 nl Kunststofleidingen voor het transport van gas, drinkwater en afvalwater - 
Stuiklassen van buizen en hulpstukken van PE 63, PE 80 en PE 100

NEN 7230:2011 nl Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Buizen van slagvast 
polyvinylchloride (slagvast PVC) - Eisen en beproevingsmethoden

NEN 7231:2011 nl Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Hulpstukken van slagvast 
polyvinylchloride (slagvast PVC) - Eisen en beproevingsmethoden
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NEN 7232:2011 nl Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Zadels met 
klampverbindingen van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) - Eisen 
en beproevingsmethoden

NEN 7240:2011 nl Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Trekvaste 
(overgangs)koppelingen van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) 
voor PE-leidingsystemen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 448:2009 en Stadsverwarmingsbuizen - Fabrieksmatig geïsoleerde verbonden 
buissystemen voor ondergrondse warm water leidingnetten - Hulpstukken 
samengesteld uit een stalen mediumvoerend hulpstuk met 
polyurethaanschuim als isolatiemateriaal en met een polyetheen 
buitenmantel

NEN-EN 545:2010 en Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor 
waterleidingen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 598:2007+A1:2009 en Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor 
afvalwatertoepassingen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 877:1999/A1:2006 en Gietijzeren buizen en hulpstukken, verbindingen en onderdelen voor 
rioleringssystemen - Eisen, beproevingsmethoden en kwaliteitsborging

NEN-EN 877:1999/A1:2006/C1:2008 en Gietijzeren buizen en hulpstukken, verbindingen en onderdelen voor 
rioleringssystemen - Eisen, beproevingsmethoden en kwaliteitsborging

NEN-EN 877:1999 en Gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor rioleringssystemen - 
Eisen, beproevingsmethoden en kwaliteitsborging

NEN-EN 969:2009 en Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor 
gasleidingen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1123-1:1999 en Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste, stalen buizen - 
thermisch verzinkt - met spie-mofverbinding voor riolering - Deel 1: 
Eisen, beproevingen, kwaliteitscontrole

NEN-EN 1123-1:1999/A1:2004 en Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste thermisch verzinkte 
stalen buizen, met spie-mofverbinding voor riolering - Deel 1: Eisen, 
beproevingen, kwaliteitscontrole

NEN-EN 1123-2:2006+A1:2007 en Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste thermisch verzinkte 
stalen buizen met spie-mofverbinding voor riolering - Deel 2: Afmetingen

NEN-EN 1123-3:2004 en Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste thermisch verzinkte 
stalen buizen, met spie-mofverbinding voor riolering - Deel 3: Afmetingen 
en speciale eisen voor binnenriolering onder druk en voor binnenriolering 
in schepen

NEN-EN 1124-1:1999 en Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste corrosievaste stalen 
buizen met spiemofverbinding voor riolering - Deel 1: Eisen, 
beproevingen, kwaliteitscontrole

NEN-EN 1124-1:1999/A1:2004 en Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste corrosievaste stalen 
buizen met spiemofverbinding voor riolering - Deel 1: Eisen, 
beproevingen, kwaliteitscontrole

NEN-EN 1124-2:2007 en Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste corrosievaste stalen 
buizen met spie-mofverbindingen voor riolering - Deel 2: Systeem S - 
Afmetingen

NEN-EN 1124-3:2008 en Buizen en hulpstukken in de langsnaad gelaste corrosievaste stalen buizen 
met spie-mofverbinding voor riolering - Deel 3: Systeem X - Afmetingen

NEN-EN 1124-4:2006 en Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste corrosievaste stalen 
buizen met spie-mofverbinding voor riolering - Deel 4: Onderdelen voor 
rioleringen onder onderdruk en voor rioleringen op schepen

23.040.40 - Metalen hulpstukken
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NEN-EN 1254-1:1998 en Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 1: Hulpstukken met 
uiteinden voor capillaire of hardsoldeerverbinding aan koperen buizen

NEN-EN 1254-2:1998 en Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 2: Knelfittingen voor 
gebruik in combinatie met koperen buizen

NEN-EN 1254-3:1998 en Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 3: Knelfittingen voor 
gebruik in combinatie met kunststof buizen

NEN-EN 1254-4:1998 en Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 4: Hulpstukken voor de 
verbinding van uitvoeringen met andere capillaire soldeerverbindingen of 
knelverbindingen

NEN-EN 1254-4:1998/C1:1999 en Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 4: Hulpstukken voor de 
verbinding van uitvoeringen met andere capillaire soldeerverbindingen of 
knelverbindingen

NEN-EN 1254-5:1998 en Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 5: Hulpstukken met korte 
uiteinden voor capillaire hardsoldeerverbindingen aan koperen buizen

NEN-EN 10224:2003 en Ongelegeerde stalen buizen en hulpstukken voor het transport van 
waterige vloeistoffen, inclusief drinkwater - Technische 
leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10224:2002/A1:2005 en Ongelegeerde stalen buizen en hulpstukken voor het transport van 
waterige vloeistoffen - Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10241:2000 en Stalen fittingen met schroefdraad
NEN-EN 10242:1995/A1:1999 en Smeedbaar gietijzeren pijpfitting met schroefdraad
NEN-EN 10242:1995/A2:2003 en Smeedbaar gietijzeren pijpfittings met schroefdraad
NEN-EN 10242:1995/A1:1999/C1:1999 en Smeedbaar gietijzeren pijpfitting met schroefdraad

NEN-EN 10242:1995 en Smeedbaar gietijzeren pijpfittings met schroefdraad
NEN-EN 10253-1:1999 en Pijpfittings voor lassen - Deel 1: Ongelegeerd staal voor algemeen gebruik 

en zonder bijzondere beproevingseisen
NEN-EN 10253-2:2007 en Pijpfittings voor lassen - Deel 2: Ongelegeerd staal en staalsoorten van 

ferritische legeringen met bijzondere beproevingseisen
NEN-EN 10253-3:2009 en Pijpfittings voor lassen - Deel 3: Smeedbaar austenitisch en austenitisch-

ferritisch (duplex) corrosievast staal zonder specifieke inspectie-eisen

NEN-EN 10253-4:2008 en Pijpfittings voor lassen - Deel 4: Smeedbaar austenitisch en austenitische-
ferritische (duplex) corrosievast staal met specifieke keuringseisen

NEN-EN 10253-4:2008/C1:2009 en Pijpfittings voor lassen - Deel 4: Smeedbaar austenitisch en austenitische-
ferritische (duplex) corrosievast staal met specifieke keuringseisen

NEN-EN 10284:2000 en Smeedbaar gietijzeren fittingen met klemaansluitingen voor 
leidingsystemen van polyethyleen (PE)

NEN-EN 10288:2002 en Stalen buizen en hulpstukken voor land- en zeeleidingen - Uitwendige 
bekledingen in 2 lagen op basis van geëxtrudeerde polyetheen

NEN-EN 10298:2005 en Stalen buizen en hulpstukken voor leidingen op land en in zee - Inwendige 
voeringen met cementmortel

NEN-EN 12842:2000 en Hulpstukken van nodulair gietijzer voor leidingsystemen van PVC-U of 
PE - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14420-3:2004 en Slangkoppelingen met klemmen - Deel 3: Klemmen die met pinnen of 
bouten zijn vastgezet

NEN-EN 14628:2005 en Nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken - Uitwendige polyetheen 
coating voor buizen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14870-1:2011 en Aardolie- en aardgasindustrie - Inductiebochten, fittingen en flenzen voor 
transportleidingsystemen - Deel 1: Inductiebochten
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NEN-EN 14870-2:2005 en Aardolie- en aardgasindustrie - Inlaatbochten, hulpstukken en flenzen voor 
transportleidingsystemen - Deel 2 : Hulpstukken

NEN-EN 14901:2006 en Nodulaire gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen - Epoxy-
bekleding (berekend op zwaar werk) van nodulair gietijzeren hulpstukken 
en verbindingen - Eisen en beproevingsmethoden

NPR-CEN/TR 15545:2007 en Leidraad voor het gebruik EN 545
NEN-EN 15655:2009 en Nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken - Inwendige polyurethaan 

voering voor buizen en hulpstukken - Eisen en beproevingsmethoden

CEN/TR 16017:2010 en Richtlijn voor het gebruik van EN 598 (Nodulair gietijzeren buizen, 
hulpstukken en verbindingen voor afvalwatertoepassingen - Eisen en 
beproevingsmethoden)

NEN-ISO 4144:2003 en Pipework - Corrosievaste stalen fittingen met schroefdraad volgens ISO7-
1

NEN 2972:1986 nl Corrosievast-stalen lasbochten 90° met langsnaad - Uitvoeringsvorm 3S

NEN 2973:1986 nl Corrosievast-stalen lasbochten 90° met langsnaad - Uitvoeringsvorm 5S

NEN 2974:1986 nl Corrosievast-stalen concentrische lasverloopstukken met langsnaad.
NEN 2975:1986 nl Corrosievast-stalen excentrische lasverloopstukken met langsnaad
NEN 2976:1986 nl Corrosievast-stalen gelijkzijdige las-T-stukken met langsnaad
NEN 2977:1986 nl Corrosievast-stalen ongelijkzijde las-T-stukken met langsnaad
NEN 2978:1986 nl Corrosievast-stalen buiskappen
NEN 3045:1957/C1:1974 nl Gietijzeren pijpen en hulpstukken voor drukleidingen
NEN 3045:1957 nl Gietijzeren pijpen en hulpstukken voor drukleidingen
NEN 3257:1974 nl Stalen draadpijpen en sokken
NEN 6901:1976 nl Voorbehandeling voor het bekleden van ondergronds te leggen stalen 

buizen en hulpstukken
NEN 6901:1976 en Voorbehandeling voor het bekleden van ondergronds te leggen stalen 

buizen en hulpstukken
NEN 6902:1986 en Uitwendige bekleding met PE van ondergronds te leggen stalen buizen en 

hulpstukken
NEN 6902:1986 nl Uitwendige bekleding met PE van ondergronds te leggen stalen buizen en 

hulpstukken
NEN 6905:1983 nl Uitwendige epoxy-bekledingen van ondergronds te leggen stalen buizen 

en hulpstukken
NPR 6906:1983 nl Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit stalen buizen en 

hulpstukken die aan de buitenzijde zijn voorzien van een epoxy-bekleding

NEN 7003:1968 nl Hulpstukken voor gietijzeren afvoerbuizen (GA)
NEN 7003:1968/C1:1979 nl Hulpstukken voor gietijzeren afvoerbuizen (GA)

NEN-EN 705:1994 en Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van met glasvezel 
versterkte thermoharde kunststoffen (GRP) - Methoden van 
regressieanalyse en hun toepassing

NEN-EN 705:1994/C1:1997 en Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van met glasvezel 
versterkte thermoharde kunststoffen (GRP) - Methoden van 
regressieanalyse en hun toepassing

NEN-EN 714:1994 en Kunststofleidingsystemen - Niet-trekvaste ringafdichtingen van 
elastomeerrubber tussen drukbuizen en hulpstukken - 
Beproevingsmethode voor de lekdichtheid onder inwendige hydrostatische 
druk zonder axiale belasting

NEN-EN 727:1994 en Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Buizen en hulpstukken van 
thermoplasten - Bepaling van de Vicat-verwekingstemperatuur (VST)

23.040.45 - Hulpstukken van kunststof
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NEN-EN 728:1997 en Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Buizen en hulpstukken van 
polyolefinen - Bepaling van de oxidatieve inductietijd

NEN-EN 802:1994 en Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Gespuitgiete fittingen van 
thermoplasten voor drukbuissystemen - Beproevingsmethode voor de 
maximale vervorming door samendrukken

NEN-EN 803:1994 en Kunststofleidingsystemen - Gespuitgiete fittingen van thermoplasten voor 
elastische ringafdichtingen voor drukbuizen - Beproevingsmethode voor 
de weerstand tegen korte-duur inwendige druk zonder axiale belasting

NEN-EN 804:1994 en Kunststofleidingsystemen - Gespuitgiete moffen voor lijmverbindingen 
voor drukbuizen - Beproevingsmethode voor de weerstand tegen korte-
duur inwendige hydrostatische druk

NEN-EN 922:1994 en Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Buizen en hulpstukken van 
ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Het vervaardigen van proefstukken voor 
de bepaling van het viscositeitsgetal en berekening van de K-waarde

NEN-EN 1120:1996 en Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van met glasvezel 
versterkte thermohardende kunststoffen (GVK) - Bepaling van de 
weerstand tegen inwerking van chemicaliën aan de binnenkant van een 
segment onder buiging

NEN-EN 1229:1996 en Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van met glasvezel 
versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) - Beproevingsmethode voor 
het onderzoek van lekdichtheid van de wand bij korteduur inwendige druk

NVN-ENV 1401-3:2001 en Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering - 
Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 3: Aanbevolen richtlijnen voor de 
installatie

NEN-EN 1555-3:2010 en Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Polyetheen (PE) - Deel 3: 
Hulpstukken

NEN-EN 1555-4:2011 en Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Polyetheen (PE) - Deel 4: 
Afsluiters

NEN-EN 1716:1997 en Kunststofleidingsystemen - Aftakzadels van polyetheen (PE) - 
Beproevingsmethode voor de weerstand van een samengesteld aftakzadels 
tegen slagbelasting

NEN-EN 1796:2006+A1:2008 en Kunststofleidingsystemen voor de drinkwatervoorziening met en zonder 
druk - Glasvezel versterkte thermohardende kunststoffen (GVK) op basis 
van onverzadigd polyesterhars (UP)

NEN-EN 12061:1999 en Kunststofleidingsystemen - Hulpstukken van thermoplasten - 
Beproevingsmethode voor de slagweerstand

NEN-EN 12099:1997 en Kunststofleidingsystemen - Materialen en onderdelen van leidingen van 
polyetheen - Bepaling van het gehalte aan vluchtige bestanddelen

NEN-EN 12107:1997 en Kunststofleidingsystemen - Gespuitgiete hulpstukken, afsluiters en 
toebehoren van thermoplasten - Bepaling van de lange-termijn 
hydrostatische sterkte van thermoplastische materialen voor gespuitgiete 
leidingonderdelen

NEN-EN 12117:1997 en Kunststofleidingsystemen - Hulpstukken, afsluiters en toebehoren - 
Bepaling van de relatie tussen gasdebiet en drukverlies

NEN-EN 12201-3:2003 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorziening - Polyetheen (PE) - 
Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN 12256:1998 en Kunststofleidingsystemen - Hulpstukken van thermoplasten - 
Beproevingsmethode voor de mechanische sterkte of flexibiliteit van 
handvervaardigde hulpstukken

NEN-EN 12293:2000 en Kunststofleidingsystemen - Buizen en fittingen van thermoplasten voor 
warm en koud water - Beproevingsmethode voor de bepaling van de 
weerstand van een gemonteerd systeem tegen temperatuurwisselingen
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NEN-EN 12294:2000 en Kunststofleidingsystemen - Systemen voor warm en koud water - 
Beproevingsmethode voor de bepaling van de lekdichtheid onder vacuüm

NEN-EN 12295:2000 en Kunststofleidingsystemen - Buizen en bijbehorende fittingen voor warm 
en koud water - Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand 
van verbindingen tegen drukwisselingen

NEN-EN 13244-3:2003 en Kunststofleidingsystemen voor onder- en bovengrondse 
drukwaterleidingsystemen voor water en buitenriolering - Polyethyleen 
(PE) - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN 14408-1:2004 en Kunststofleidingsystemen voor de renovatie van ondergrondse 
gasvoorzieningsnetwerken - Deel 1: Algemeen

NEN-EN 14408-3:2004 en Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse 
gasvoorzieningsnetwerken - Deel 3: Voeringen met nauwsluitende 
leidingen

NPR-CEN/TS 14541:2007 en Kunststof buizen en hulpstukken voor drukloze toepassingen - Hergebruik 
van bewerkt PVC-U, PP en PE materialen

NEN-EN 15014:2007 en Kunststofleidingsystemen - Onder- en bovengrondsystemen voor water en 
andere vloeistoffen onder druk - Prestatiekenmerken voor buizen, 
hulpstukken en hun verbindingen

NEN-EN-ISO 580:2005 en Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Gespuitgiete thermoplastische 
hulpstukken - Methode voor visuele beoordeling van verwarmingseffecten

NEN-EN-ISO 1167-1:2006 en Thermoplastischebuizen, hulpstukken en assemblages voor het transpo rt 
van vloeistoffen en gassen - Bepaling van de weerstand tegen inwendige 
druk - Deel 1: Algemene methode

NEN-EN-ISO 1167-2:2006 en Thermoplastischebuizen, hulpstukken en assemblages voor het transport 
van vloeistoffen en gassen - Bepaling van de weerstand tegen inwendige 
druk - Deel 2: Voorbereiding van buis proefstukken

NEN-EN-ISO 1167-3:2007 en Thermoplastische buizen, hulpstukken en assemblages voor het transport 
van vloeistoffen en gassen - Bepaling van de weerstand tegen inwendige 
druk - Deel 3: Voorbereiden van onderdelen

NEN-EN-ISO 1167-4:2007 en Thermoplastische buizen, hulpstukken en assemblages voor het transport 
van vloeistoffen en gassen - Bepaling van de weerstand tegen inwendige 
druk - Deel 4: Voorbehandeling van verbindingen

NEN-EN-ISO 1452-1:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen en voor boven- 
en ondergrondse rioolpersleiding - Ongeplasticeerd polyvinylchloride 
(PVC-U) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 1452-2:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen voor boven- en 
ondergrondse rioolpersleiding - Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-
U) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 1452-3:2010 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen en voor boven- 
en ondergrondse rioolpersleiding - Ongeplasticeerd polyvinylchloride 
(PVC-U) - Deel 3: Fittingen (corrected and reprinted)

NEN-EN-ISO 1452-4:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen en voor boven- 
en ondergrondse rioolpersleiding - Ongeplasticeerd polyvinylchloride 
(PVC-U) - Deel 4: Afsluiters

NEN-EN-ISO 1452-5:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen en voor boven- 
en ondergrondse rioolpersleiding - Ongeplasticeerd polyvinylchloride 
(PVC-U) - Deel 5: Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NEN-EN-ISO 3126:2005 en Kunststofleidingsystemen - Kunststof componenten - Bepaling van 
afmetingen

NEN-EN-ISO 7686:2005 en Kunststofbuizen en -hulpstukken - Bepaling van de opaciteit
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NEN-ISO 8361-2:1992 en Buizen en hulpstukken van thermoplastische kunststoffen - 
Waterabsorptie - Deel 2: Beproevingsomstandigheden voor buizen en 
hulpstukken van ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U)

NEN-ISO 8772:2006 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 
Polyetheen (PE)

NEN-ISO 8773:2006 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 
Polypropeen (PP)

NEN-ISO 10508:2006 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - Leidraad 
voor classificatie en ontwerp

NEN-ISO 10952:2008 en Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van glasvezelversterkte 
thermoharde kunststoffen (GVK) - Bepaling van de weerstand tegen de 
inwerking van chemicaliën aan de binnenkant van een gebogen segment

NEN-EN-ISO 11296-1:2011 en Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drukloze 
rioleringsnetwerken - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 11296-3:2011 en Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse 
watervoorzieningsnetwerken - Deel 3: Voeringen met nauwsluitende 
leidingen

NEN-EN-ISO 11296-4:2011 en Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drukloze 
rioleringsnetwerken - Deel 4: Ter plekke uithardende voeringen

NEN-EN-ISO 11298-1:2011 en Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse 
watervoorzieningsnetwerken - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 11298-3:2011 en Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse 
watervoorzieningsnetwerken - Deel 3: Voeringen met nauwsluitende 
leidingen

NEN-EN-ISO 12162:1995 en Thermoplastische materialen voor buizen en hulpstukken voor 
druktoepassingen - Classificatie en materiaalaanduiding - Globale 
bedrijfs(ontwerp)coëfficiënt

NEN-EN-ISO 12162:2009 en Thermoplastische materialen voor buizen en hulpstukken voor 
druktoepassingen - Classificatie, ontwerpcoëfficiënt en 
materiaalaanduiding

NEN-ISO 12176-3:2011 en Kunststofbuizen en -hulpstukken - Apparatuur voor het lassen van 
polyetheen leidingsystemen - Deel 3: Identificatiepas van de operator

NEN-ISO 13950:2007 en Kunststofbuizen en hulpstukken - Automatische herkenningssystemen 
voor elektrolasverbinding

NEN-ISO 13950:2007/C1:2008 en Kunststofbuizen en hulpstukken - Automatische herkenningssystemen 
voor elektrolasverbinding

NEN-EN-ISO 13967:2010 en Thermoplastische hulpstukken - Bepaling van de ringstijfheid
NEN-ISO 14531-3:2010 en Kunststofbuizen en -hulpstukken - Vernet polyetheen (PE-X) 

buissystemen voor het transport van gasvormige brandstoffen - 
Specificaties - Deel 3: Hulpstukken voor mechanische afdichting 
(inclusief PE-X/metaalconstructies)

NEN-ISO 15439-1:2007 en Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening voor maximale druk tot en 
met 0,4 MPa (4 bar) - Polyamide (PA) - Deel 1: Algemeen

NEN-ISO 15439-2:2007 en Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening voor maximale druk tot en 
met 0,4 MPa (4 bar) - Polyamide (PA) - Deel 2: Buizen

NEN-ISO 15439-3:2007 en Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening voor maximale druk tot en 
met 0,4 MPa (4 bar) - Polyamide (PA) - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN-ISO 15877-3:2009/A1:2010 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Gechloreerd polyvinylchloride (PVC-C) - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN-ISO 15877-3:2009 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Gechloreerd polyvinylchloride (PVC-C) - Deel 3: Hulpstukken
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NEN-EN-ISO 16871:2003 en Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Kunststofbuizen en 
hulpstukken - Beproevingsmethode voor het bepalen van de weerstand 
tegen veroudering door (natuurlijke) weersomstandigheden

NEN-ISO 18225:2008 en Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse leidingsystemen voor 
gasinstallaties buitenshuis - Specificaties voor systemen

NPR-ISO/TS 18226:2006 en Kunststofbuizen en -hulpstukken - Versterkte thermoplastische 
leidingsystemen voor het transport van gasvormige brandstoffen met een 
druk tot 4 MPa (40 bar)

NEN-ISO 18553:2002 en Methode voor de bepaling van de mate van pigment of roetdispersie in 
polyolefine buizen, hulpstukken en samenstellingen

NEN-ISO 18553:2002/A1:2007 en Methode voor de bepaling van de mate van pigment of roetdispersie in 
polyolefine buizen, hulpstukken en samenstellingen

NPR-ISO/TR 19480:2005 en Polyethyelene buizen en hulpstukken voor gasvoorziening of 
watervoorziening - Training en beoordeling van lasoperators

NPR-ISO/TS 19911:2010 en Plastics pipes and fittings - Format of a technical file for characterizing PE 
spigot end fittings

NEN-ISO 21004:2006 en Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse buizen en hun verbindingen, 
gebaseerd op thermoplasten, voor watervoorziening

NEN-ISO 21138-1:2008 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 
Leidingsystemen met een gestructureerde wand van ongeplastificeerd PVC 
(PVC-U), polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - Deel 1: Materiaal 
specificaties en prestatie criteria voor buizen, hulpstukken en het systeem

NEN-ISO 21138-2:2008 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 
Leidingsystemen met een gestructureerde wand van ongeplastificeerd PVC 
(PVC-U), polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - Deel 2: Buizen en 
hulpstukken met gladde uitwendige oppervlakte, Type A

NEN-ISO 21138-3:2008 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 
Leidingsystemen met een gestructureerde wand van ongeplastificeerd PVC 
(PVC-U), polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - Deel 3: Buizen en 
hulpstukken met geen gladde uitwendige oppervlakte, Type B

NEN-ISO 21307:2011-06 en Buizen en hulpstukken van kunststof - Stuiklasafdichtingsprocedures voor 
polyetheen (PE) buizen en hulpstukken gebruikt in constructies van gas- 
en waterdistributiesystemen

NEN-ISO 21751:2011 en Plastics pipes and fittings - Decohesion test of electrofusion assemblies - 
Strip-bend test

NEN-EN-ISO 22391-3:2009 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Temperatuurbestendige polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 3: Fittingen

NPR-ISO/TS 26873:2010 en Plastics pipes and fittings - Definition and construction procedures for 
reference lines

NEN 7013:1980 nl Expansiestukken van PVC en ABS voor binnenrioleringen
NEN 7039:2003 nl Buizen en hulpstukken van kunststof voor binnenrioleringen - Cyclische 

temperatuurproef - Luchtdichtheidsbeproeving
NEN 7060:1984 nl Instortmoffen van ongeplasticeerd PVC voor ronde rioolbuizen van 

ongewapend of gewapend beton
NEN 7060:1984/C1:1985 nl Instortmoffen van ongeplasticeerd PVC voor ronde rioolbuizen van 

ongewapend of gewapend beton
NEN 7108:1982 nl Bochten vervaardigd van waterleidingbuizen van ongeplasticeerd PVC

NEN 7108:1982/C1:1982 nl Bochten vervaardigd van waterleidingbuizen van ongeplasticeerd PVC
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NEN 7146:2001 nl Kunststofleidingsystemen - Buigproef voor thermoplastische hulpstukken -
Eisen en beproevingsmethode

NEN 7200:2004 nl Kunststofleidingen voor het transport van gas, drinkwater en afvalwater - 
Stuiklassen van buizen en hulpstukken van PE 63, PE 80 en PE 100

NEN 7231:2011 nl Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Hulpstukken van slagvast 
polyvinylchloride (slagvast PVC) - Eisen en beproevingsmethoden

NEN 7232:2011 nl Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Zadels met 
klampverbindingen van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) - Eisen 
en beproevingsmethoden

NEN 7240:2011 nl Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Trekvaste 
(overgangs)koppelingen van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) 
voor PE-leidingsystemen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 295-1:1992/A3:1999 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrij verval - Deel 1: Eisen

NEN-EN 295-1:1992/A1:1996 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrij verval - Deel 1: Eisen

NEN-EN 295-1:1992/A2:1997 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrij verval - Deel 1: Eisen

NEN-EN 295-1:1992 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrij verval - Deel 1: Eisen

NEN-EN 295-2:1992 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrije val - Deel 2: Kwaliteitscontrole en monstername

NEN-EN 295-2:1992/A1:1999 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrij verval - Deel 2: Kwaliteitscontrole en monstername

NEN-EN 295-3:1992 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrij verval - Deel 3: Beproevingsmethoden

NEN-EN 295-3:1992/A1:1998 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrij verval - Deel 3: Beproevingsmethoden

NEN-EN 295-4:1995 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrij verval - Deel 4: Eisen voor speciale hulpstukken, 
overgangsstukken en bijbehorende accessoires

NEN-EN 295-4:1995/C1:1998 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrij verval - Deel 4: Eisen voor speciale hulpstukken, 
overgangsstukken en bijbehorende accessoires

NEN-EN 295-5:1994/A1:1999 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
rioleringen onder vrij verval - Deel 5: Eisen aan keramische drainage 
buizen en hulpstukken

NEN-EN 295-5:1994 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
rioleringen onder vrij verval - Deel 5: Eisen aan keramische drainage 
buizen en hulpstukken

NEN-EN 295-6:1995 en Keramische buizen en hulpstukken, en buisverbindingen voor rioleringen 
onder vrij verval - Deel 6: Eisen voor keramische putten

NEN-EN 295-7:1995 en Keramische buizen en hulpstukken, en buisverbindingen voor rioleringen 
onder vrij verval - Deel 7: Eisen voor keramische boorbuizen en -
koppelstukken

NEN-EN 295-10:2005 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrij verval - Deel 10: Prestatie-eisen

NEN-EN 512:1994 en Vezelcement produkten - Buizen en verbindingen voor drukleidingen
NEN-EN 512:1994/A1:2001 en Vezelcement producten - Buizen en verbindingen voor drukleidingen
NEN-EN 588-1:1996 en Vezelcementbuizen voor rioleringen en drainage - Deel 1: Buizen, 

verbindingen en hulpstukken voor systemen onder vrij verval

23.040.50 - Pijpleidingen en hulpstukken van andere materialen
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NEN-EN 639:1994 en Algemene eisen voor betonbuizen voor drukleidingen inclusief 
verbindingen en hulpstukken

NEN-EN 640:1994 en Buizen van gewapend beton en betonbuizen met een fijn verdeelde 
wapening (zonder plaatstalen kern) voor drukleidingen, inclusief 
verbindingen en hulpstukken

NEN-EN 641:1994 en Buizen van gewapend beton met plaatstalen kern voor drukleidingen 
inclusief verbindingen en hulpstukken

NEN-EN 642:1994 en Buizen van spanbeton met en zonder plaatstalen kern voor drukleiding, 
inclusief verbindingen en hulpstukken en specifieke eisen voor 
voorspanstaal voor buizen

NEN-EN 1444:2001 en Buizen van vezelcement - Leidraad voor de aanleg en voor 
werkzaamheden op de bouwplaats

NEN-EN 1916:2002/C2:2007 en Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

NEN-EN 1916:2002 en Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

NEN-EN 1916:2002 nl Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

NEN-EN 1916:2002/C1:2005 en Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

NEN-EN 1916:2002/C3:2008 en Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

NEN-EN 1917:2002 nl Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton
NEN-EN 1917:2002 en Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton
NEN-EN 1917:2002/C1:2005 en Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton
NEN-EN 12585:1998 en Toestellen, leidingen en fittingen van glas - Leidingen en fittingen DN 15 

tot 1000 - Compatibiliteit en uitwisselbaarheid
NEN-EN 12763:2000 en Vezelcementbuizen en hulpstukken voor binnenrioleringen - Afmetingen 

en technische leveringsvoorwaarden
NEN-EN 14636-1:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze rioleringen - Polyesterharsbeton - 

Deel 1: Buizen en hulpstukken met flexibele verbindingen

NEN 2160:1959 nl Straatpot - voor gas- en waterleiding
NEN 3650-4:2004/C1:2006 nl Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 4: Beton
NEN 3650-4:2004 nl Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 4: Beton
NEN 7126:2004 nl Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

NEN-EN 712:1994 en Kunststofleidingsystemen - Trekvaste mechanische verbindingen tussen 
drukbuizen en hulpstukken - Beproevingsmethode voor de weerstand 
tegen uittrekken onder constante belasting in lengterichting

NEN-EN 713:1994 en Kunststofleidingsystemen - Mechanische verbindingen tussen hulpstukken 
en drukbuizen van polyolefinen - Beproevingsmethode voor de 
lekdichtheid onder inwendige druk van samenstellen belast door buiging

NEN-EN 715:1994 en Kunststofleidingsystemen van thermoplasten - Trekvaste verbindingen 
tussen drukbuizen en hulpstukken met een kleine middellijn - 
Beproevingsmethode voor de lekdichtheid onder inwendige waterdruk en 
onder axiale belasting

NVN-ENV 737-6:2003 en Pijpleidingsystemen voor medische gassen - Deel 6: Afmetingen en 
toewijzing van de koppelstukken voor de afnamepunten voor medische 
gass en en vacuüm

23.040.60 - Flenzen, koppelingen en verbindingen
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NEN-EN 911:1995 en Kunststofleidingsystemen - Ringafdichtingen van elastomeerrubber en 
mechanische verbindingen voor thermoplastische drukbuizen - 
Beproevingsmethode voor lekdichtheid onder uitwendige hydrostatische 
druk

NEN-EN 1092-1:2007 en Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor buizen, afsluiters, 
hulpstukken en accessoires, PN-aanduiding - Deel 1: Stalen flenzen

NEN-EN 1092-2:1997 en Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor buizen, afsluiters, 
hulpstukken en toebehoren, met PN-aanduiding - Deel 2: Gietijzeren 
flenzen

NEN-EN 1092-3:2003 en Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor buizen, afsluiters, 
hulpstukken en toebehoren - PN-aanduiding - Deel 3: Flenzen van 
koperlegeringen

NEN-EN 1092-3:2003/C1:2005 en;fr;de Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor buizen, afsluiters, 
hulpstukken en toebehoren - PN-aanduiding - Deel 3: Flenzen van 
koperlegeringen

NEN-EN 1092-3:2003/C2:2007 en;fr;de Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor buizen, afsluiters, 
hulpstukken en toebehoren - PN-aanduiding - Deel 3: Flenzen van 
koperlegeringen

NEN-EN 1092-4:2002 en Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor buizen, afsluiters, 
hulpstukken en toebehoren - met PN-aanduiding - Deel 4: Flenzen van 
aluminiumlegeringen

NEN-EN 1119:2009 en Kunststofleidingsystemen - Verbindingen voor met glasvezel versterkte 
thermoharde kunststoffen (GVK) buizen en hulpstukken - 
Beproevingsmethode voor de dichtheid en de weerstand tegen 
beschadiging van de flexibele verbindingen met elastomerische 
afdichtingselementen

NEN-EN 1123-1:1999/A1:2004 en Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste thermisch verzinkte 
stalen buizen, met spie-mofverbinding voor riolering - Deel 1: Eisen, 
beproevingen, kwaliteitscontrole

NEN-EN 1123-1:1999 en Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste, stalen buizen - 
thermisch verzinkt - met spie-mofverbinding voor riolering - Deel 1: 
Eisen, beproevingen, kwaliteitscontrole

NEN-EN 1123-2:2006+A1:2007 en Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste thermisch verzinkte 
stalen buizen met spie-mofverbinding voor riolering - Deel 2: Afmetingen

NEN-EN 1123-3:2004 en Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste thermisch verzinkte 
stalen buizen, met spie-mofverbinding voor riolering - Deel 3: Afmetingen 
en speciale eisen voor binnenriolering onder druk en voor binnenriolering 
in schepen

NEN-EN 1124-1:1999 en Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste corrosievaste stalen 
buizen met spiemofverbinding voor riolering - Deel 1: Eisen, 
beproevingen, kwaliteitscontrole

NEN-EN 1124-1:1999/A1:2004 en Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste corrosievaste stalen 
buizen met spiemofverbinding voor riolering - Deel 1: Eisen, 
beproevingen, kwaliteitscontrole

NEN-EN 1124-2:2007 en Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste corrosievaste stalen 
buizen met spie-mofverbindingen voor riolering - Deel 2: Systeem S - 
Afmetingen

NEN-EN 1124-3:2008 en Buizen en hulpstukken in de langsnaad gelaste corrosievaste stalen buizen 
met spie-mofverbinding voor riolering - Deel 3: Systeem X - Afmetingen

NEN-EN 1448:1997 en Kunststofleidingsystemen - Componenten van met glasvezel versterkte 
thermoharde kunststoffen (GVK) - Beproevingsmethoden voor de 
beoordeling van het ontwerp van trekvaste mof- en spie-eindverbindingen 
met afdichtingen van elastomeer
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NEN-EN 1449:1997 en Kunststofleidingsystemen - Componenten van met glasvezel versterkte 
thermoharde kunststoffen (GVK) - Beproevingsmethoden voor de 
beoordeling van het ontwerp van gelijmde mof- en spie-eindverbindingen

NEN-EN 1450:1996/A1:1998 en Kunststofleidingsystemen - Onderdelen van met glasvezel versterkte 
thermoharde kunststoffen (GVK) - Beproevingsmethoden voor de 
beoordeling van het ontwerp van geboute flensverbindingen

NEN-EN 1450:1996 en Kunststofleidingsystemen - Onderdelen van met glasvezel versterkte 
thermoharde kunststoffen (GVK) - Beproevingsmethoden voor de 
beoordeling van het ontwerp van geboute flensverbindingen

NEN-EN 1515-1:1999 en Flenzen en hun verbindingen - Boutverbindingen - Deel 1: Keuze van 
bouten en moeren

NEN-EN 1515-2:2002 en Flenzen en hun verbindingen - Boutverbindingen - Deel 2: Indeling van 
materialen van bouten voor stalen flenzen met PN-aanduiding

NEN-EN 1515-3:2005 en Flenzen en hun verbindingen - Boutverbindingen - Deel 3: Classificatie 
van bouten voor stalen flenzen met een "Class" -aanduiding

NEN-EN 1515-4:2010 en Flenzen en hun verbindingen - Boutverbindingen - Deel 4: Selectie van 
boutverbindingen voor apparatuur gerelateerd aan Richtlijn 
Drukapparatuur (97/23/EG)

NEN-EN 1591-1:2001+A1:2009 en Flenzen en hun verbindingen - Ontwerpregels voor flensverbindingen met 
ronde flenzen en pakkingen - Deel 1: Berekeningsmethode

NEN-EN 1591-1:2001+A1:2009/C1:2010 
en;de;fr

Flenzen en hun verbindingen - Ontwerpregels voor flensverbindingen met 
ronde flenzen en pakkingen - Deel 1: Berekeningsmethode

NEN-EN 1591-1:2001+A1:2009/C2:2011 
en

Flenzen en hun verbindingen - Ontwerpregels voor flensverbindingen met 
ronde flenzen en pakkingen - Deel 1: Berekeningsmethode

NEN-EN 1591-2:2008 en Flenzen en hun verbindingen - Ontwerpregels voor flensverbindingen met 
ronde flenzen en pakkingen - Deel 2: Pakkingparameters

NPR-CEN/TS 1591-3:2007 en Flenzen en hun verbindingen - Ontwerpregels voor flensverbindingen met 
ronde flenzen en pakkingen - Deel 3: Berekeningsmethode voor metaal-op-
metaal contact type flensverbinding

NPR-CEN/TS 1591-4:2007 en Flenzen en hun verbindingen - Ontwerpregels voor flensverbindingen met 
ronde flenzen en pakkingen - Deel 4: Kwalificatie van 
personeelsbekwaamheid in het monteren van met bouten vastgezette 
verbindingen aan materieel volgens de Richtlijn Drukapparatuur

NEN-EN 1759-1:2004 en Flenzen en hun verbinding - Ronde flenzen voor buizen, afsluiters, 
hulpstukken en toebehoren, met "class" -aanduiding - Deel 1: Stalen 
flenzen, NPS 1/2 tot 24

NEN-EN 1759-3:2003/C1:2006 en Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor buizen, afsluiters, 
hulpstukken en toebehoren, met "class"-aanduiding - Deel 3: Flenzen van 
koperlegeringen

NEN-EN 1759-3:2003 en Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor buizen, afsluiters, 
hulpstukken en toebehoren, met "class"-aanduiding - Deel 3: Flenzen van 
koperlegeringen

NEN-EN 1759-4:2003 en Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor buizen, afsluiters, 
hulpstukken en toebehoren, met "class"-aanduiding - Deel 4: Flenzen van 
aluminiumlegeringen

NEN-EN 1989:2000 en Leidingsystemen van thermoplasten - Verbindingen voor ondergrondse 
drukloze rioleringstoepassingen - Beproevingsmethode voor de 
afdichtende prestatie op lange-termijn van verbindingen met afdichtingen 
van thermoplastische elastomeren (TPE) door het schatten van de 
afdichtingsdruk

NEN-EN 10311:2005 en Verbindingen voor stalen buizen en hulpstukken voor het transport van 
water en andere waterige vloeistoffen

NEN-EN 12573-4:2000 en Gelaste, niet-verplaatsbare, drukloze tanks van thermoplasten - Deel 4: 
Constructie en berekening van flensverbindingen
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NEN-EN 12734:2000 en Irrigatietechniek - Snelkoppelbuizen voor verplaatsbare irrigatiesystemen - 
Technische eigenschappen en beproevingen

NEN-EN 12760:1999 en Afsluiters - Lassokken voor stalen afsluiters
NEN-EN 13081:2008 en Tanks voor het transport van gevaarlijke stoffen - Bedieningsapparatuur 

voor tanks - Adapters en koppelingen voor de dampverzamelleiding

NEN-EN 13083:2001 en Tanks voor het transport van gevaarlijke stoffen - Bedieningsapparatuur 
voor tanks - Adapter voor het laden en lossen aan de onderzijde

NEN-EN 13083:2008 en Tanks voor het transport van gevaarlijke stoffen - Bedieningsapparatuur 
voor tanks - Adapter voor het laden en lossen aan de onderzijde

NEN-EN 13555:2004 en Flenzen en hun verbindingen - Pakkingparameters en 
beproevingsprocedures relevant voor de ontwerpregels voor 
flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen

NPR-CR 13642:1999 en Flenzen en hun verbindingen - Ontwerpregels voor flensverbindingen met 
ronde flenzen en pakkingen - Achtergrondinformatie

NEN-EN 14525:2004 en Nodulaire gietijzeren koppelingen en overgangsstukken van flenzen voor 
gebruik met buizen van verschillende materialen: nodulair gietijzer, Grijs 
gietijzer, Staal, PVC-U PE, vezel-cement

NEN-EN 14772:2005 en Flenzen en hun verbindingen - Inspectie en beproeving voor de 
kwaliteitsborging van pakkingen volgens EN 514 en EN 12560

NEN-EN 14870-1:2011 en Aardolie- en aardgasindustrie - Inductiebochten, fittingen en flenzen voor 
transportleidingsystemen - Deel 1: Inductiebochten

NEN-EN 14870-3:2006 en Aardolie- en aardgasindustrie - Inductiebochten, fittingen en flenzen voor 
transportleidingsystemen - Deel 3: Flenzen

NEN-EN 14917:2009 en Metalen balgcompensatoren voor drukhoudende apparatuur
NEN-ISO 11413:2009 en Kunststofbuizen en hulpstukken - Voorbereiding van 

proefstukverbindingen tussen een polyethyleen (PE) pijp en een 
elektrolashulpstuk

NEN-ISO 11414:2009 en Kunststof buizen en hulpstukken - Voorbehandeling van polyethyleen 
(PE) buis/buis of buis/hulpstuk proefstukverbindingen door stuiklassen

NEN-EN-ISO 13783:1997 en Kunststofleidingsystemen - Trekvaste dubbele-mofverbindingen van 
ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Beproevingsmethode voor de 
lekdichtheid en sterkte tijdens beproeving op buiging en inwendige druk

NEN-EN-ISO 13846:2000 en Kunststofleidingsystemen - Trekvaste en niet-trekvaste hulpstukken en 
verbindingen voor drukbuizen van thermoplasten - Beproevingsmethode 
voor de langeduur-dichtheid onder inwendige waterdruk

NEN-ISO 13956:2010 en Kunststofleidingen en fittingen - Bepaling van de cohesieve weerstand - 
Afschuifproef voor polyetheen (PE) zadelsamenstellingen

NEN-EN-ISO 19879:2010 en Metalen leidingverbindingen voor hydraulische, pneumatische en 
algemene toepassingen - Beproevingsmethoden voor hydraulische 
verbindingen

NEN-ISO 19899:2010 en Plastics piping systems - Polyolefin pipes and mechanical fitting 
assemblies - Test method for the resistance to end load (AREL test)

NPR-ISO/TS 19911:2010 en Plastics pipes and fittings - Format of a technical file for characterizing PE 
spigot end fittings

NEN 2546:1967 nl Puntstukken voor capillaire soldeerverbinding voor waterleidingen
NEN 2979:1986 nl Stalen overschuifflenzen met aansluitmaten volgens ISO-PN 10
NEN 2980:1986 nl Aluminium overschuifflenzen met aansluitmaten volgens ISO-PN 10
NEN 2981:1986 nl Corrosievast-stalen overschuifflenzen met aansluitmaten volgens ISO-PN 

10
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NEN 2982:1986 nl Corrosievast-stalen boordringen voor flenzen met aansluitmaten volgens 
ISO-PN 10

NEN 2984:1989 nl Corrosievast-stalen buiskoppelingen - Lasuitvoering
NEN 2985:1989 nl Corrosievast-stalen kraagbussen voor flenzen met aansluitmaten volgens 

ISO-PN 10
NEN 7033:1976 nl Lijmen voor verbindingen in leidingen voor binnenriolering van 

ongeplasticeerd PVC
NEN 7080:1982 nl Cilindrische moffen van thermoplastische kunststof met klikverbinding 

voor geribbelde draineerbuizen
NEN 7080:1982/C1:1983 nl Cilindrische moffen van thermoplastische kunststof met klikverbinding 

voor geribbelde draineerbuizen
NEN 7240:2011 nl Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Trekvaste 

(overgangs)koppelingen van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) 
voor PE-leidingsystemen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 560:2005 en Apparatuur voor autogeenlassen - Slangaansluitingen voor apparatuur 
voor lassen, snijden en verwante processen

NEN-EN 560:2005/C1:2007 en Apparatuur voor autogeenlassen - Slangaansluitingen voor apparatuur 
voor lassen, snijden en verwante processen

NEN-EN 561:2002 en Apparatuur voor autogeenlassen - Snelkoppelingen met afsluitklep voor 
gebruik bij lassen, snijden en verwante processen

NEN-EN 694:2001+A1:2007 en Brandslangen - Vormvaste slangen voor vaste brandblusinstallaties
NEN-EN 853:1997/C1:2007 en Rubberhydrauliekslangen en -slangassemblages met wapening van 

gevlochten draad - Specificatie
NEN-EN 853:1997 en Rubberhydrauliekslangen en -slangassemblages met wapening van 

gevlochten draad - Specificatie
NEN-EN 854:1997 en Rubberhydrauliekslangen en -slangassemblages met textielwapening - 

Specificatie
NEN-EN 855:1997 en Thermoplastische hydrauliekslangen en -slangassemblages met 

textielwapening - Specificatie
NEN-EN 856:1997 en Rubberhydrauliekslangen en -slangassemblages met wapening van 

spiraalgewikkeld draad - Specificatie
NEN-EN 857:1997 en Rubberhydrauliekslangen en -slangassemblages van compacttype met 

wapening van gevlochten draad - Specificatie
NEN-EN 1112:2008 en Sanitaire kranen - Douchekoppen voor sanitaire kranen voor 

leidingwaterinstallaties type 1 en type 2 - Algemene technische eisen
NEN-EN 1113:2008+A1:2011 en Sanitaire kranen - Doucheslangen voor sanitaire kranen voor 

leidingwaterinstallaties type 1 en type 2 - Algemene technische eisen
NEN-EN 1327:1996 en Apparatuur voor autogeenlassen - Slangen van thermoplasten voor lassen 

en aanverwante processen
NEN-EN 1360:2005 en Rubberslangen en slangassemblages voor brandstofzuilen met telwerk - 

Specificatie
NEN-EN 1761:1999 en Rubberslangen en -slangassemblages voor levering door 

brandstoftankwagens - Specificatie
NEN-EN 1762:2003/C1:2007 en Rubberslangen en slangsamenstellen voor LPG (vloeibaar of gasvormig) 

en aardgas tot 25 bar (2,5 MPa) - Specificatie
NEN-EN 1762:2003 en Rubberslangen en slangsamenstellen voor LPG (vloeibaar of gasvormig) 

en aardgas tot 25 bar (2,5 MPa) - Specificatie
NEN-EN 1765:2004 en Rubber slangassemblages voor het zuigen en persen van olie - Specificatie 

voor de samenstellen
NEN-EN 1947:2002+A1:2007 en Brandslangen - Half flexibele persslangen en slangassemblages voor 

pompen en voertuigen
NEN-EN 12115:2011 en Rubber- en kunststofslangen en -assemblages voor vloeibare of 

gasvormige chemicaliën - Specificatie
NEN-EN 12434:2000/C1:2001 en Cryogene vaten - Slangen voor cryogene toepassing

23.040.70 - Slangen en slangsamenstellen
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NEN-EN 12434:2000 en Cryogene vaten - Slangen voor cryogene toepassing
NEN-EN 13371:2002 en Cryogene vaten - Koppelingen voor cryogeen gebruik
NEN-EN 13482:2001 en Rubberslangen en slangassemblages voor asfalt en bitumen - Specificatie

NEN-EN 13483:2005 en Rubber en kunststof slangen en slangassemblages met dampretour opvang 
voor brandstofzuilen met telwerk - Specificatie

NEN-EN 13765:2010 en Thermoplastische composiet (niet-gevulcaniseerde) folieën slangen en 
slangassemblages voor het transport van koolwaterstoffen, oplosmiddelen 
en chemicalien - Specificatie

NEN-EN 13766:2010 en Thermoplastische meerlaagse (niet-gevulcaniseerde) slangen en 
slangassemblages voor het transport van vloeibaar petroleumgas en 
vloeibaar aardgas - Specificatie

NEN-EN 14420-1:2004+A1:2007 en Slangkoppelingen met klemmen - Deel 1: Eisen, overzicht, aanduiding en 
beproeving

NEN-EN 14420-2:2004 en Slangkoppelingen met klemmen - Deel 2: Delen van de nippel slangzijde

NEN-EN 14420-3:2004 en Slangkoppelingen met klemmen - Deel 3: Klemmen die met pinnen of 
bouten zijn vastgezet

NEN-EN 14420-4:2004+A1:2007 en Slangkoppelingen met klemmen - Deel 4: Flensverbindingen
NEN-EN 14420-5:2004 en Slangkoppelingen met klemmen - Deel 5: Schroefdraadverbindingen
NEN-EN 14420-6:2004+A1:2007 en Slangkoppelingen met klemmen - Deel 6: TW tankwagen koppelingen

NEN-EN 14420-7:2004+A1:2007 en Slangkoppelingen met klemmen - Deel 7: Verbindingen met 
vergrendelingsnokken

NEN-EN 14420-8:2004+A1:2007 en Slangkoppelingen met klemmen - Deel 8: Symmetrische koppelingen 
(Guillemin systeem)

NPR-CEN/TS 14421:2006 en Slangpilaar en klembus voor krimpen en oppersen
NEN-EN 14422:2004 en Verbindingsassemblages met klemmen voor LPG transportslangen
NEN-EN 14422:2004/C1:2006 en;fr Verbindingsassemblages met klemmen voor LPG transportslangen
NEN-EN 14423:2004 en Verbindingsassemblages met klemmen voor stoomslangen met een druk 

tot 18 bar
NEN-EN 14423:2004/C1:2007 en Verbindingsassemblages met klemmen voor stoomslangen met een druk 

tot 18 bar
NEN-EN 14424:2004 en Slangkoppelingen met schroefhulzen
NEN-EN 14540:2004+A1:2007 en Brandslangen - Niet-doorlatende, plat-oprolbare slangen voor vaste 

brandblusinstallaties
NEN-EN 14585-1:2006 en Gegolfde metalen slangassemblages voor toepassingen onder druk - Deel 

1: Eisen
NPR-CEN/TR 14585-2:2006 en Gegolfde metalen slangassemblages voor toepassingen onder druk - Deel 

2: Aanbeveling voor het gebruik van procedures voor 
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 14800:2007 en Gegolfde metalen veiligheidsslangsamenstellen voor de aansluiting van 
huishoudelijke vloeibaargastoestellen

NEN-EN 14917:2009 en Metalen balgcompensatoren voor drukhoudende apparatuur
NEN-EN 15889:2011 en Branweerslangen - Beproevingsmethoden
NEN-EN-ISO 1307:2008 en Rubber- en kunstofslangen - Minimum en maximum binnendiameters en 

toleranties op afgesneden lengtes
NEN-EN-ISO 1402:2009 en Rubber- en kunststofslangen en slangassemblages - Hydrostatische 

beproeving
NEN-EN-ISO 1403:2009 en Rubberslangen met textielversterking voor algemene watertoepassingen - 

Specificatie
NEN-EN-ISO 1746:2000 en Rubber- of kunststofslangen en flexibele buizen - Buigproeven
NEN-EN-ISO 2398:2009 en Rubberslangen met textielversterking voor perslucht - Specificatie
NEN-EN-ISO 3821:2010 en Apparatuur voor autogeenlassen - Rubberslangen voor gebruik bij lassen, 

snijden en verwante processen
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NEN-EN-ISO 3994:2011 en Kunststofslangen - Schroefvormige met thermoplasten versterkte 
thermoplastische slangen voor het zuigen en persen van waterige 
materialen - Specificatie

NEN-EN-ISO 4023:2009 en Rubberslangen en -slangassemblages voor stoom - Beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 4080:2010 en Rubber- en kunststofslangen en slangassemblages - Bepaling van de 
gasdiffusie

NEN-EN-ISO 4641:2011 en Rubber slangen en slangassemblages voor het afzuigen en de afvoer van 
water - Specificatie

NEN-EN-ISO 4671:2008 en Rubber- en kunststofslangen en -slangassemblages - Methoden voor het 
bepalen van de afmetingen van slangen en de lengten van 
slangassemblages

NEN-EN-ISO 4672:1999 en Rubber- en kunststofslangen - Buigproeven bij een lagere temperatuur dan 
de omgeving

NEN-EN-ISO 5774:2008 en Kunststofslangen met textielwapening voor persluchttoepassingen - 
Specificaties

NEN-EN-ISO 6134:2005 en Rubberslangen en slangassemblages voor verzadigde stoom - Specificatie

NEN-EN-ISO 6224:2009 en Kunststofslangen met textielversterking voor algemene watertoepassingen -
Specificatie

NEN-ISO 6801:1993 en Rubber- en kunststofslangen - Bepaling van de volumetrische uitzetting

NEN-EN-ISO 6802:2009 en Rubber- en kunststofslangen en slangassemblages met 
metaaldraadversterking - Hydraulische impulsproef met buiging

NEN-EN-ISO 6803:2008 en Rubber- en kunststofslangen en -slangassemblages - Hydraulische 
impulsproef zonder buiging

NEN-EN-ISO 6808:2000 en Kunststofslangen en slangsamenstellen voor zuigen en persen onder lage 
druk van vloeibare aardolieproducten - Specificatie

NEN-EN-ISO 6945:1996 en Rubberslangen - Bepaling van de slijtvastheid van de buitenlaag
NEN-EN-ISO 6945:1996/A1:2000 en Rubberslangen - Bepaling van de slijtvastheid van de buitenlaag
NEN-EN-ISO 7233:2008 en Rubber- en kunststofslangen en -assemblages - Bepaling van de weerstand 

tegen vacuüm
NEN-EN-ISO 7326:2008 en Rubber- en kunststofslangen - beoordeling van de weerstand tegen ozon 

onder statische omstandigheden
NEN-EN-ISO 7369:2004 en Leidingen - Metalen slangen en slangsamenstellen - Woordenlijst
NEN-EN-ISO 7662:1996 en Rubber- en kunststofslangen - Bepaling van de slijtvastheid van de 

binnenlaag
NEN-EN-ISO 7751:1997 en Rubber- en kunststofslangen en -slangassemblages - Verhoudingen van de 

proef- en barstdruk tot de werkdruk
NEN-EN-ISO 8028:2000 en Rubber- en/of kunststofslangassemblages voor het spuiten van verf zonder 

gebruik van lucht
NEN-EN-ISO 8029:2010 en Kunststofslang - Opvouwbare waterslang met textielversterking voor 

algemeen gebruik - Specificatie
NEN-EN-ISO 8030:1998 en Rubber- en kunststofslangen - Methode voor de bepaling van de 

brandbaarheid
NEN-EN-ISO 8031:2009 en Rubber- en kunststofslangen en -slangassemblages - Bepaling van de 

elektrische eigenschappen
NEN-EN-ISO 8032:1999 en Rubber- en kunststofslangstellen - Hydraulische impulsproef met buiging 

(half omega proef)
NEN-EN-ISO 8033:2006 en Rubber- en kunststofslangen - Bepaling van de hechting tussen de lagen

NEN-EN-ISO 8308:2008 en Rubber- en kunststofslangen en flexibele buizen - Bepaling van de 
doorlaatbaarheid voor vloeistof door de slang- en buiswanden

NEN-EN-ISO 8330:2008 en Rubber- en kunststofslangstellen - Woordenlijst
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NEN-EN-ISO 8331:2011 en Rubber- en kunststofslangstellen - Richtlijnen voor selectie, opslag, 
gebruik en onderhoud

NEN-EN-ISO 8580:1995 en Rubber- en kunststofslangen - Bepaling van de weerstand tegen ultra-
violette straling onder statische omstandigheden

NEN-EN-ISO 10380:2003 en Pijpleidingen - Gegolfde metalen slangen en slangassemblages
NEN-EN-ISO 10806:2003 en Pijpleidingen - Aansluitstukken voor gegolfde metalen slangen
NEN-EN-ISO 10807:1997 en Leidingen - Flexibele, geplooide metalen slangassemblages voor de 

bescherming van elektrische leidingen op plaatsen waar 
ontploffingsgevaar kan heersen

NEN-EN-ISO 10960:1996 en Rubber- en kunststofslangen - Bepaling van de weerstand tegen ozon 
onder dynamische omstandigheden

NEN-EN-ISO 11758:1997 en Rubber- en kunststofslangen - Blootstelling aan een xenon-booglamp - 
Bepaling van de veranderingen in kleur en uiterlijk

NEN-ISO 12151-1:2010 en Leidingverbindingen voor hydraulische en algemene toepassingen - 
Slangkoppelingen - Deel 1: Slangkoppelingen met O-ring volgens ISO 
8434-3

NEN-ISO 12151-2:2003 en Leidingverbindingen voor hydraulische en algemene toepassingen - 
Slangkoppelingen - Deel 2: Slangkoppelingen met 24°-conus en O-ring 
volgens ISO 8434-1 en ISO 8434-4

NEN-ISO 12151-3:2010 en Aansluitingen voor hydrauliek en voor algemene toepassingen - 
Slangkoppelingen - Deel 3: Slangkoppelingen met flensuiteinden volgens 
ISO 6162-1 of ISO 6162-2

NEN-ISO 12151-4:2007 en Leidingverbindingen voor hydrauliek en voor algemene toepassingen - 
Slangkoppelingen - Deel 4: Slangkoppelingen met metrische 
inschroefnippels volgens ISO 6149

NEN-ISO 12151-5:2007 en Leidingverbindingen voor hydrauliek en voor algemene toepassingen - 
Slangkoppelingen - Deel 5: Slangkoppelingen met 37° felsrand volgens IS 
O 8434-2

NEN-EN-ISO 14557:2003 en Brandslangen - Rubber en kunststof zuigslangen en slangsamenstellen

NEN-EN-ISO 14557:2003/A1:2007 en Brandslagen - Rubber en kunststof zuigslangen en slangsamenstellen
NEN-ISO 15348:2002 en Leidingen - Gegolfde metalen expansiestukken - Algemeen
NEN-EN-ISO 15465:2004 en Leidingen - Gewikkelde metalen slangen en slangsamenstellen
NEN-ISO 17165-1:2007 en Hydrauliek - Slangassemblages - Deel 1: Afmetingen en eisen
NPR-ISO/TR 17165-2:2006 en Hydrauliek - Slangassemblages - Deel 2: Aanbevolen praktijken voor 

hydraulische slangassemblages
NPR-ISO/TR 17784:2010 en Rubber- en kunststofslangstellen - Leidraad voor het gebruik door 

inkopers, monteurs, installateurs en bedieningspersoneel
NEN-ISO 28702:2008 en Rubber- en kunststofslangen en buizen - Textielversterking - Pletproef bij 

lage temperatuur
NEN 3034:1967 nl Kunststoffen - Keuring van tuinslangen vervaardigd uit polyvinylchloride

NEN 3277:1976 nl Rubberslang met inlagen voor aardgas met een werkdruk beneden 5 kPa 
(50 mbar)

NPR 5527:2009 nl Richtlijn voor controle, inspectie en keuring van industriële 
slangassemblages in de gebruiksfase

NEN-EN 681-1:1996/A1:1998 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van 
buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen - Deel 1: Gevulkaniseerde 
rubber

NEN-EN 681-1:1996/C1:2002 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van 
buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen - Deel 1: Gevulkaniseerde 
rubber

23.040.80 - Afdichtingen voor pijpleidingen en slangsamenstellen
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NEN-EN 681-1:1996 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van 
buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen - Deel 1: Gevulcaniseerde 
rubber

NEN-EN 681-1:1996/A2:2002 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van 
buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen - Deel 1: Gevulkaniseerde 
rubber

NEN-EN 681-1:1996/A3:2005 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van 
buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen - Deel 1: Gevulcaniseerde 
rubber

NEN-EN 681-2:2000 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van 
buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen - Deel 2: Thermoplastische 
elastomeren

NEN-EN 681-2:2000/A2:2005 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van 
buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen - Deel 2: Thermoplastische 
elastomeren

NEN-EN 681-2:2000/A1:2002 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van 
buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen - Deel 2: Thermoplastische 
elastomeren

NEN-EN 681-3:2000 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van 
buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen - Deel 3: Gevulcaniseerde 
schuimrubber

NEN-EN 681-3:2000/A1:2002 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van 
verbindingen in water- en rioleringsbuizen - Deel 3: Gevulcaniseerde 
schuimrubber

NEN-EN 681-3:2000/A2:2005 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van 
verbindingen in water- en rioleringsbuizen - Deel 3: Gevulcaniseerde 
schuimrubber

NEN-EN 681-4:2000/A1:2002 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van 
buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen - Deel 4: 
Afdichtingselementen uit gegoten polyurethaan

NEN-EN 681-4:2000/A2:2005 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van 
buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen - Deel 4: 
Afdichtingselementen uit gegoten polyurethaan

NEN-EN 681-4:2000 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van 
buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen - Deel 4: 
Afdichtingselementen uit gegoten polyurethaan

NEN-EN 682:2002 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van 
verbindingen in buizen en hulpstukken voor gas en vloeibare 
koolwaterstoffen

NEN-EN 714:1994 en Kunststofleidingsystemen - Niet-trekvaste ringafdichtingen van 
elastomeerrubber tussen drukbuizen en hulpstukken - 
Beproevingsmethode voor de lekdichtheid onder inwendige hydrostatische 
druk zonder axiale belasting

NEN-EN 751-1:1997 en Afdichtingsmaterialen voor metallieke schroefdraadverbindingen in 
contact met gassen van de 1e, 2e en 3e-familie en warm water - Deel 1: 
Anaerobe afdichtingsmaterialen

NEN-EN 751-2:1997 en Afdichtingsmaterialen voor metallieke schroefdraadverbindingen in 
contact met gassen van de 1e, 2e en 3e-familie en warm water - Deel 2: 
Niet-uithardende afdichtingsmaterialen

NEN-EN 751-3:1997 en Afdichtingsmaterialen voor metallieke schroefdraadverbindingen in 
contact met gassen van de 1e, 2e en 3e-familie en heet water - Deel 3: Niet-
gesinterde banden van PTFE

NEN-EN 751-3:1997/C1:1997 en Afdichtingsmaterialen voor metallieke schroefdraadverbindingen in 
contact met gassen van de 1e-, 2e-en 3e-familie en heet water - Deel 3: 
Niet-gesinterde banden van PTFE
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NEN-EN 1277:2004 en Kunststofleidingsystemen - Thermoplastische leidingsystemen voor 
ondergrondse drukloze toepassingen - Beproevingsmethoden voor de 
lekdichtheid van verbindingen met ringafdichtingen van elastomeren

NEN-EN 1514-1:1997 en Flenzen en hun verbindingen - Afmetingen van pakkingen voor flenzen 
met PN-aanduiding - Deel 1: Vlakke pakkingen van niet-metallieke 
materialen met of zonder vulmateriaal

NEN-EN 1514-2:2005 en Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen met PN-
aanduiding - Deel 2: Spiraalpakkingen voor stalen flenzen

NEN-EN 1514-3:1997 en Flenzen en hun verbindingen - Afmetingen van pakkingen voor flenzen 
met PN-aanduiding - Deel 3: Niet-metallieke pakkingen met een mantel 
van PTFE

NEN-EN 1514-4:1997 en Flenzen en hun verbindingen - Afmetingen van pakkingen voor flenzen 
met PN-aanduiding - Deel 4: Pakkingen van metaal met geribbeld, vlak of 
gegroefd profiel voor gebruik met stalen flenzen

NEN-EN 1514-6:2004 en Flenzen en hun verbindingen - Afmetingen van pakkingen voor flenzen 
met PN-aanduiding - Deel 6: Pakkingen met een kamprofiel voor stalen 
flenzen

NEN-EN 1514-7:2004 en Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen met PN-
aanduiding - Deel 7: Pakkingen met een metalen omhulling voor stalen 
flenzen

NEN-EN 1514-8:2004 en Flenzen en hun verbindingen - Afmetingen van pakkingen voor flenzen 
met PN-aanduiding - Deel 8: O-ring pakkingen van polymeer voor 
gegroefde flenzen

NEN-EN 1989:2000 en Leidingsystemen van thermoplasten - Verbindingen voor ondergrondse 
drukloze rioleringstoepassingen - Beproevingsmethode voor de 
afdichtende prestatie op lange-termijn van verbindingen met afdichtingen 
van thermoplastische elastomeren (TPE) door het schatten van de 
afdichtingsdruk

NEN-EN 12308:1998 en Installaties en uitrusting voor vloeibaar aardgas - Beproeving op de 
geschiktheid van pakkingen voor flensverbindingen in leidingen voor 
vloeibaar aardgas

NEN-EN 12560-1:2001 en Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen met "Class"-
aanduiding - Deel 1: Vlakke pakkingen van niet-metallieke materialen met 
of zonder kern

NEN-EN 12560-2:2001 en Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen met "Class"-
aanduiding - Deel 2: Spiraalpakkingen voor stalen flenzen

NEN-EN 12560-3:2001 en Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen met "Class"-
aanduiding - Deel 3: Niet-metallieke pakkingen met een mantel van PTFE

NEN-EN 12560-4:2001 en Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen met "Class"-
aanduiding - Deel 4: Pakkingen van metaal met geribbeld, vlak of 
gegroefd profiel voor gebruik met stalen flenzen

NEN-EN 12560-5:2001 en Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen met "Class"-
aanduiding - Deel 5: Pakkingen van metalen ringverbinding voor gebruik 
met stalen flenzen

NEN-EN 12560-6:2004 en Flenzen en hun verbindingen - Afmetingen van pakkingen voor flenzen 
met een "Class"-aanduiding - Deel 6: Pakkingen met kamprofiel voor 
stalen flenzen

NEN-EN 12560-7:2004 en Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen met "Class"-
aanduiding - Deel 7: Pakkingen met een metalen omhulling voor stalen 
flenzen

NEN-EN 13090:2000 en Middelen voor het opnieuw afdichten van draadverbindingen van 
gasleidingen in gebouwen

NEN-EN 13555:2004 en Flenzen en hun verbindingen - Pakkingparameters en 
beproevingsprocedures relevant voor de ontwerpregels voor 
flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen
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NPR-CEN/TS 14421:2006 en Slangpilaar en klembus voor krimpen en oppersen
NEN-EN 14741:2006 en Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Verbindingen voor 

ondergrondse drukloze toepassingen - Beproevingsmethode voor lange 
termijn afdichtingsprestaties van verbindingen met afdichtingen van 
elastomeer (strohalm test)

NEN-EN 14772:2005 en Flenzen en hun verbindingen - Inspectie en beproeving voor de 
kwaliteitsborging van pakkingen volgens EN 514 en EN 12560

NEN-EN-IEC 62339-1:2007 en Modulaire component verbindingen door oppervlaktemontage voor 
product-verdelingscomponenten - Deel 1: Elastomerische afdichtingen

NEN 2983:1989 nl Niet-metalen vlakke pakkingen voor flenzen met aansluitmaten volgens 
ISO-PN 10 - Uitvoeringsvorm IBC

NEN-EN 1680:1997 en Kunststofleidingsystemen - Afsluiters voor leidingsystemen van 
polyetheen (PE) - Beproevingsmethode voor de bepaling van de 
lekdichtheid tijdens en na toepassing van buiging op het 
bedieningsmechanisme

NEN-EN 10289:2002 en Stalen buizen en fittingen voor in de bodem en in het water gelegde 
leidingen - Uitwendige bekleding bestaande uit deklagen van epoxy en 
gewijzigd-epoxy aangebracht in vloeibare vorm

NEN-EN 10290:2002 en Stalen buizen en fittingen voor in de bodem en in het water gelegde 
leidingen - Uitwendige bekleding bestaande uit deklagen van polyurethaan 
en gewijzigd-polyurethaan aangebracht in vloeibare vorm

NEN-EN 10300:2005 en Stalen buizen en hulpstukken voor leidingen op land en in zee - 
Bitumineuze warmaangebrachte materialen voor uitwendige deklagen

NEN-EN 10301:2003 en Stalen buizen en hulpstukken voor leidingen op land en in zee - Inwendige 
deklagen voor vermindering van de wrijving van transport van niet-
corrosief gas

NEN-EN 10310:2004 en Stalen buizen en hulpstukken voor land- en zeeleidingen - Inwendige en 
uitwendige bekleding op basis van polyamidepoeder

NEN-EN 10339:2007 en Stalen buizen voor land- en zeeleidingen - Inwendige vloeibare 
aangebrachte epoxy voering voor corrosiebescherming

NEN-EN 12068:1998 en Kathodische bescherming - Uitwendige organische bekleding voor de 
bescherming tegen corrosie van in de bodem of in het water gelegde stalen 
leidingen die samen met kathodische bescherming worden gebruikt - 
Wikkelbanden en krimpbare materialen

NEN-EN 12095:1997 en Kunststofleidingsystemen - Beugels voor hemelwaterafvoerbuizen - 
Beproevingsmethode voor de sterkte

NEN-EN 12100:1997 en Kunststofleidingsystemen - Afsluiters van polyetheen (PE) - 
Beproevingsmethode voor de weerstand tegen buiging bij 
driepuntsbelasting

NEN-EN 12473:2000 en Algemene grondslagen voor de kathodische bescherming in zeewater
NEN-EN 12502-1:2005 en Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor de beoordeling 

van corrosiewaarschijnlijkheid in water en opslagsystemen - Deel 1: 
Algemeen

NEN-EN 12502-2:2005 en Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor de beoordeling 
van corrosiewaarschijnlijkheid in water en opslagsystemen - Deel 2: 
Invloed van factoren op koper en koperlegeringen

NEN-EN 12502-3:2005 en Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor de beoordeling 
van corrosiewaarschijnlijkheid in water en opslagsystemen - Deel 3: 
Invloed van factoren op thermisch verzinkt ijzer en staal

23.040.99 - Toebehoren voor pijpleidingen, overige
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NEN-EN 12502-5:2005 en Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor de beoordeling 
van corrosiewaarschijnlijkheid in water en opslagsystemen - Deel 5: 
Invloed van factoren op gietijzer, ongelegeerde en laag-gelegeerd ijzer en 
staal

NEN-EN 13160-1:2003 en Lekdetectiesystemen - Deel 1: Algemene principes
NEN-EN 13160-2:2003 en Lekdetectiesystemen - Deel 2: Druk- en vacuümsystemen
NEN-EN 13160-3:2003 en Lekdetectiesystemen - Deel 3: Systemen met vloeistof voor tanks
NEN-EN 13160-4:2003 en Lekdetectiesystemen - Deel 4: Vloeistof en/of dampsensorsystemen voor 

gebruik in opvangplaatsen of tussenruimten
NEN-EN 13160-6:2003 en Lekdetectiesystemen - Deel 6: Sensoren in controleputten
NEN-EN 13160-7:2003 en Lekdetectiesystemen - Deel 7: Algemene eisen en beproevingsmethoden 

voor tussenruimten, afdichtingen tegen lekken en ommantelingen tegen 
lekken

NEN-EN 14291:2004 en Schuimvormende oplossingen voor lekdetectie op gasinstallaties
NEN-EN 14624:2005 en Prestaties van mobiele lekdetectoren en van controle-apparatuur van 

gehalogeneerde koelmiddelen
NEN-EN 14917:2009 en Metalen balgcompensatoren voor drukhoudende apparatuur
NEN-EN 15112:2006 en Uitwendige kathodische bescherming van bekledingsbuizen van putten

NPR-CEN/TS 15280:2006 en Evaluatie van waarschijnlijkheid van wisselstroomcorrosie van 
ondergrondse buisleidingen - Toepassing voor kathodisch beschermende 
leidingen

NEN-EN-ISO 21809-1:2011 en Aardolie- en aardgasindustrie - Uitwendige deklagen voor ondergrondse 
en verzonken leidingen gebruikt in transportleidingsystemen - Deel 1: 
Polyolefin deklagen (3-laags PE en 3-laags PP)

N 130:1932 nl Rioleeringsonderdeelen - Gietijzeren straatkolkroosters en 
trottoirkolkdeksels - Gietijzeren inlaatstuk met stalen rooster

N 131:1952 nl Rioleringsonderdelen - Betonnen bakken voor straat- en trottoirkolk (klein 
model)

N 133:1951 nl Rioleringsonderdelen - Gietijzeren inlaatstukken
NEN 1571:1967 nl Drukmeetnippels voor gas
NEN 2286:1959 nl Beugels voor naadloze koperen pijpen
NEN 2286:1959/C1:1961 nl Beugels voor naadloze koperen pijpen
NEN 7032:1978 nl Stankafsluiters van thermoplastische kunststof
NEN 7032:1978/A1:1981 nl Aanvulling op NEN 7032 - Stankafsluiters van thermoplastische kunststof

NEN 7032:1978/C1:1978 nl Stankafsluiters van thermoplastische kunststof
NEN 7047:1989/C2:1991 nl Omhullingsmateriaal van kokosvezel voor draineerbuizen
NEN 7047:1989 nl Omhullingsmateriaal van kokosvezel voor draineerbuizen
NEN 7048:1989/C1:1989 nl Omhullingsmateriaal van turfvezel voor draineerbuizen
NEN 7048:1989 nl Omhullingsmateriaal van turfvezel voor draineerbuizen
NEN 7090:1989 nl Omhullingsmateriaal van polypropeenvezels voor draineerbuizen
NEN 7090:1989/C1:1989 nl Omhullingsmateriaal van polypropeenvezels voor draineerbuizen

NEN-EN 19:2002 en Industriële afsluiters - Markering van metalen afsluiters
NEN-EN 19:2002 nl Industriële afsluiters - Markering van metalen afsluiters
NEN-EN 488:2011 en Stadsverwarmingsbuizen - In de fabriek geïsoleerde buissystemen voor 

stadsverwarming - Stalen afsluiters voor stalen leidingen met 
polyurethaanschuim als isolatiemateriaal en met een ommanteling van 
polyetheen

NEN-EN 736-1:1995 en Afsluiters - Termen en definities - Deel 1: Definitie van de afsluitertypen

NEN-EN 736-1:1995 nl Afsluiters - Termen en definities - Deel 1: Definitie van de afsluitertypen

23.060.01 - Afsluiters, algemeen
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NEN-EN 736-2:1998 nl Afsluiters - Termen en definities - Deel 2: Definitie van de onderdelen van 
afsluiters

NEN-EN 736-2:1998 en Afsluiters - Termen en definities - Deel 2: Definitie van de onderdelen van 
afsluiters

NEN-EN 736-3:2008 nl Afsluiters - Terminologie - Deel 3: Definitie van basisbegrippen
NEN-EN 736-3:2008 en Afsluiters - Terminologie - Deel 3: Definitie van basisbegrippen
NEN-EN 1074-1:2000 nl Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de geschiktheid en de 

beproevingen ervan - Deel 1: Algemene eisen
NEN-EN 1074-1:2000 en Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de geschiktheid en de 

beproevingen ervan - Deel 1: Algemene eisen
NEN-EN 1074-2:2000 en Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de geschiktheid en de 

beproeving ervan - Deel 2: Blokafsluiters
NEN-EN 1074-2:2000 nl Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de geschiktheid en de 

beproeving ervan - Deel 2: Blokafsluiters
NEN-EN 1074-2:2000/A1:2004 en Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de geschiktheid en de 

beproeving ervan - Deel 2: Blokafsluiters
NEN-EN 1074-3:2000 nl Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de geschiktheid en de 

beproeving ervan - Deel 3: Terugslagkleppen
NEN-EN 1074-3:2000 en Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de geschiktheid en de 

beproeving ervan - Deel 3: Terugslagkleppen
NEN-EN 1074-4:2000 en Afsluiters voor de watervoorziening - Eisen aan de geschiktheid voor 

gebruik en de beproeving ervan - Deel 4: Beluchtings- en 
ontluchtingskleppen

NEN-EN 1074-5:2001 en Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de geschiktheid en de 
beproeving ervan - Deel 5: Regelkleppen

NEN-EN 1267:1999 en Afsluiters - Beproeving van de stromingsweerstand met water als 
beproevingsmedium

NEN-EN 1503-1:2000 en Afsluiters - Materialen voor huizen, kappen en deksels - Deel 1: 
Staalsoorten gespecificeerd in Europese normen

NEN-EN 1503-2:2000 en Afsluiters - Materialen voor huizen, kappen en deksels - Deel 2: 
Staalsoorten anders dan die welke zijn gespecificeerd in Europese Normen

NEN-EN 1503-3:2000 en Afsluiters - Materialen voor huizen, kappen en deksels - Deel 3: 
Gietijzersoorten gespecificeerd in Europese normen

NEN-EN 1503-3:2000/C1:2001 en Afsluiters - Materialen voor huizen, kappen en deksels - Deel 3: 
Gietijzersoorten gespecificeerd in Europese normen

NEN-EN 1503-4:2003 en Afsluiters - Materialen voor huizen, kappen en deksels - Deel 4: 
Koperlegeringen gespecificeerd in Europese normen

NEN-EN 1626:2008 en Cryogene vaten - Afsluiters voor cryogeen gebruik
NEN-EN 1705:1997 en Kunststofleidingsystemen - Afsluiters van thermoplasten - 

Beproevingsmethode voor de integriteit van een afsluiter na uitwendige 
slagbelasting

NEN-EN 12100:1997 en Kunststofleidingsystemen - Afsluiters van polyetheen (PE) - 
Beproevingsmethode voor de weerstand tegen buiging bij 
driepuntsbelasting

NEN-EN 12117:1997 en Kunststofleidingsystemen - Hulpstukken, afsluiters en toebehoren - 
Bepaling van de relatie tussen gasdebiet en drukverlies

NEN-EN 12119:1997 en Kunststofleidingsystemen - Afsluiters van polyetheen (PE) - 
Beproevingsmethode voor de weerstand tegen temperatuurswisselingen

NEN-EN 12201-4:2002 en Kunststofleidingsystemen voor de drinkwatervoorziening - Polyetheen 
(PE) - Deel 4: Kleppen

NEN-EN 12266-1:2003 en Industriële afsluiters - Beproeving van afsluiters - Deel 1: Beproevingen, 
beproevingsprocedures en acceptatiecriteria waaraan iedere afsluiter moet 
voldoen
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NEN-EN 12266-2:2003 en Industriële afsluiters - Beproeving van afsluiters - Deel 2: Beproevingen, 
beproevingsprocedures en acceptatiecriteria - Aanvullende eisen

NEN-EN 12351:2010 en Industriële afsluiters - Beschermkappen voor afsluiters met 
flensaansluitingen

NEN-EN 12516-1:2005/C1:2007 en Industriële afsluiters - Ontwerpsterkte van de behuizing - Deel 1: 
Tabellarsische methode voor de behuizing van stalen afsluiters

NEN-EN 12516-1:2005 en Industriële afsluiters - Ontwerpsterkte van de behuizing - Deel 1: 
Tabellarsische methode voor de behuizing van stalen afsluiters

NEN-EN 12516-2:2005 en Industriële afsluiters - Ontwerpsterkte van de behuizing - Deel 2: 
Berekeningsmethode voor de behuizing van stalen afsluiters

NEN-EN 12516-3:2002 en Afsluiters - Ontwerpsterkte van de behuizing - Deel 3: Experimentele 
methode

NEN-EN 12516-4:2008 en Industriële afsluiters - Ontwerpsterkte van de behuizing - Deel 4: 
Berekeningsmethode voor industriële afsluiters gefabriceerd in metalen 
anders dan staal

NEN-EN 12567:2000 en Industriële afsluiters - Afsluiters voor vloeibaar aardgas - Eisen aan de 
geschiktheid voor gebruik en de beproeving ervan

NEN-EN 12569:1999/C2:2000 en Industriële afsluiters - Afsluiters voor de chemische en petrochemische 
procesindustrie - Eisen en beproevingen

NEN-EN 12569:1999 en Industriële afsluiters - Afsluiters voor de chemische en petrochemische 
procesindustrie - Eisen en beproevingen

NEN-EN 12569:1999/C1:2000 en Industriële afsluiters - Afsluiters voor de chemische en petrochemische 
procesindustrie - Eisen en beproevingen

NEN-EN 12570:2000 en Industriële afsluiters - Methode voor het bepalen van de grootte van het 
bedieningselement

NEN-EN 12570:2000 nl Industriële afsluiters - Methode voor het bepalen van de grootte van het 
bedieningselement

NEN-EN 12627:1999 en Industriële afsluiters - Lasaansluitingen voor stalen afsluiters
NEN-EN 12982:2009 en Industriele afsluiters - Inbouwmaten voor afsluiters met lasaansluitingen

NEN-EN 13076:2003 en Middelen ter voorkoming van verontreininging van drinkwater door 
terugstroming - Ongehinderde doorstroming - Familie A - Type A

NEN-EN 13175:2003+A2:2007 en LPG materieel en toebehoren - Specificaties en beproeving van LPG 
tankafsluiters en hulpstukken

NEN-EN 13397:2001 en Industriële afsluiters - Membraanafsluiters gemaakt van metalen
NEN-EN 13433:2006 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 

terugstroom - Mechanische onderbrekers, direct gestuurd - Familie G, type 
A

NEN-EN 13434:2006 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroim - Mechanische onderbrekers, hydraulisch gestuurd - Familie 
G, Type B

NEN-EN 13774:2003 en Afsluiters voor gasdistributiesystemen met maximale werkdruk minder of 
gelijk aan 16 bar - Prestatie-eisen

NEN-EN 14141:2004 en Afsluiters voor transport van aardgas in pijpleidingen - Prestatie-eisen en 
beproevingen

NEN-EN 14454:2005 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroming - Slangkoppeling met terugstroombeveiliging DN 15 tot DN 
32 - Familie H, type A

NEN-EN 14455:2005 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroming - Onder druk staande luchtinlaatkleppen DN 15 tot DN 50 - 
Familie L, type A en type B

NEN-EN 14506:2005 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroming - Automatische omleiding - Familie H, type C

NEN-EN 15081:2007 en Industriële afsluiters - Montage-set voor de aansluiting van de 
zwenkaandrijving
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NEN-EN 15389:2008 en Industriële afsluiters - Prestatiekenmerken van thermoplastische afsluiters 
gebruikt bij bouwproducten en bouwdelen

NEN-EN 15714-1:2009 en Industriële afsluiters - Aandrijvingen - Deel 1: Terminologie en definities

NEN-EN 15714-2:2009 en Industriële afsluiters - Aandrijvingen - Deel 2: Elektrische aandrijvingen 
voor industriële afsluiters - Basiseisen

NEN-EN 15714-3:2009 en Industriële afsluiters - Aandrijvingen - Deel 3: Pneumatische 
aandrijvingen voor industriële afsluiters - Basiseisen

NEN-EN 15714-4:2009 en Industriële afsluiters - Aandrijvingen - Deel 4: Hydraulische aandrijvingen 
voor industriële afsluiters - Basiseisen

NEN-EN-IEC 61518:2001 en Koppelingsafmetingen tussen verschildrukzenders en geflensde 
aansluitingsblokken tot 413 bar (41,3 mpa)

NEN-EN-IEC 61518:2001/C11:2002 en Koppelingsafmetingen tussen verschildrukzenders en geflensde 
aansluitingsblokken tot 413 bar (41,3 mpa)

NEN-EN-ISO 5210:1996 en Industriële afsluiters - Aansluitingen voor aandrijvingen van afsluiters 
voor meervoudige omwenteling van de spindel

NEN-EN-ISO 5211:2001 en Industriële afsluiters - Aansluitingen voor zwenkaandrijvingen
NEN-EN-ISO 5211:2001 nl Industriële afsluiters - Aansluitingen voor zwenkaandrijvingen
NEN-ISO 6553:1992 en Automatische condenspotten - Merken
NEN-ISO 6554:1992 en Automatische condenspotten met flenzen - Inbouwmaten
NEN-ISO 6704:1992 en Automatische condenspotten - Classificatie
NEN-ISO 6948:1992 en Automatische condenspotten - Beproeving na fabricage en van functionele 

eigenschappen
NEN-ISO 7841:1992 en Automatische condenspotten - Bepaling van stoomverlies - 

Beproevingsmethoden
NEN-ISO 7842:1992 en Automatische condenspotten - Debietbepaling - Beproevingsmethoden

NEN-ISO 8233:1991 en Afsluiters van thermoplasten - Draaimoment - Beproevingsmethode
NEN-ISO 8659:1991 en Afsluiters van thermoplasten - Vermoeiingssterkte - Beproevingsmethode

NEN-EN-ISO 10497:2010 en Beproeving van afsluiters - Eisen voor brandproeven
NEN-EN-ISO 14723:2009 en Aardolie- en aardgasindustrie - Transportleidingsystemen - Onderzeese 

leidingafsluiters
NEN-EN-ISO 15848-1:2006 en Industriële afsluiters - Metingen, beproeven en kwalificatieprocedure voor 

vluchtige emissies - Deel 1: Classificatiesysteem and 
kwalificatieprocedures voor typekeuring voor afsluiters

NEN-EN-ISO 15848-2:2006 en Industriële afsluiters - Metingen, beproeven en kwalificatieprocedure voor 
vluchtige emissies - Deel 2: Afnamebeproeving voor de productie van 
afsluiters

NEN-EN-ISO 22434:2011 en Verplaatsbare gasflessen - Inspectie en onderhoud van afsluiters

NEN-EN 558:2008 en Industriële afsluiters - Inbouwmaten van metalen afsluiters voor gebruik in 
pijpleidingsystemen met flensverbindingen - Afsluiters met PN en klasse-
aanduiding

NEN-EN 558:2008/C1:2010 en Industriële afsluiters - Inbouwmaten van metalen afsluiters voor gebruik in 
pijpleidingsystemen met flensverbindingen - Afsluiters met PN en klasse-
aanduiding

NEN-EN 13709:2010 en Industriële afsluiters - Stalen klepafsluiters en afsluitbare terugslagkleppen

NEN-EN 13789:2010 en Industriële afsluiters - Gietijzeren klepafsluiters
NEN-EN 13828:2003 en Kranen in gebouwen - Met de hand bediende kogelkranen van 

koperlegeringen en roestvaststaal voor de drinkwatervoorziening in 
gebouwen - Beproevingsmethoden en eisen

NEN-EN-ISO 17292:2004 en Metalen kogelafsluiters voor de aardolie-, petrochemische en verwante 
industrie

23.060.10 - Klepafsluiters
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NEN-EN-ISO 21787:2006 en Industriële afsluiters - Klepafsluiters van thermoplastische materialen

NEN-EN 331:1998 en Met de hand bediende kogelkranen en plugkranen met gesloten bodem 
voor gasinstallaties in gebouwen

NEN-EN 331:1998/A1:2010 en Met de hand bediende kogelkranen en bodemplugkranen voor 
gasinstallaties in gebouwen

NEN-EN 1213:1999 en Kranen in gebouwen - Stopkranen van koperlegeringen voor de 
drinkwatervoorziening in gebouwen - Beproevingen en eisen

NEN-EN 1983:2006 en Industriële afsluiters - Stalen kogelkranen
NEN-EN 12284:2003 en Koelsystemen en warmtepompen - Afsluiters - Eisen, beproevingen en 

merken
NEN-EN 12284:2003 nl Koelsystemen en warmtepompen - Afsluiters - Eisen, beproevingen en 

merken
NEN-EN 13082:2008 en Tanks voor het transport van gevaarlijke stoffen - Bedieningsapparatuur 

voor tanks - Dampafsluiter
NEN-EN 13308:2002 en Tanks voor het transport van gevaarlijke goederen - Uitrusting voor tanks - 

Niet drukvereffenende bodemafsluiter
NEN-EN 13316:2002 en Tanks voor het transport van gevaarlijke goederen - Uitrusting van tanks - 

Drukvereffenende bodemafsluiter
NPR-CEN/TS 13547:2007 en Industriële afsluiters - Kogelkranen van koperlegeringen
NEN-EN 13709:2010 en Industriële afsluiters - Stalen klepafsluiters en afsluitbare terugslagkleppen

NEN-EN 13786:2005+A1:2008 en Automatische omschakelkranen met een maximale uitlaatdruk tot en met 4 
bar en een capaciteit tot en met 100 kg/h voor butaan, propaan en B/P-
mengsels, en de daarbij behorende veiligheidsinrichtingen

NEN-EN 15714-1:2009 en Industriële afsluiters - Aandrijvingen - Deel 1: Terminologie en definities

NEN-EN 15714-2:2009 en Industriële afsluiters - Aandrijvingen - Deel 2: Elektrische aandrijvingen 
voor industriële afsluiters - Basiseisen

NEN-EN 15714-3:2009 en Industriële afsluiters - Aandrijvingen - Deel 3: Pneumatische 
aandrijvingen voor industriële afsluiters - Basiseisen

NEN-EN 15714-4:2009 en Industriële afsluiters - Aandrijvingen - Deel 4: Hydraulische aandrijvingen 
voor industriële afsluiters - Basiseisen

NEN-EN-ISO 15995:2010 en Gasflessen - Specificaties voor beproeven van LPG cilinderafsluiters - 
Handbediend

NEN-EN-ISO 16135:2006 en Industriële afsluiters - Kogelkranen van thermoplastische materialen

NEN-EN 593:2009+A1:2011 en Industriële kleppen - Metalen vlinderkleppen
NEN-EN 1171:2002 en Industriële afsluiters - Gietijzeren schuifafsluiters
NEN-EN 1984:2010 en Industriële afsluiters - Stalen schuifafsluiters
NEN-EN 12288:2010 en Industriële afsluiters - Schuifafsluiters van koperlegeringen
NEN-EN 50216-8:2005 en Toebehoren van energietransformatoren en smoorspoelen - Deel 8: 

Vlinderkleppen voor pijpleidingsystemen voor isolatievloeistoffen
NEN-EN 50216-8:2005/A1:2006 en Toebehoren van energietransformatoren en smoorspoelen - Deel 8: 

Vlinderkleppen voor pijpleidingsystemen voor isolatievloeistoffen
NEN-EN-ISO 16139:2006 en Industriële afsluiters - Schuifafsluiters van thermoplastische materialen

NEN-EN 88-1:2011 en Drukregelaars en behorende veiligheidsvoorzieningen voor 
gasverbruikstoestellen - Deel 1: Drukregelaars voor inlaatdrukken tot en 
met 500 mbar

NEN-EN 88-2:2007 en Drukregelaars en behorende veiligheidsvoorzieningen voor 
gasverbruiktoestellen - Deel 2: Drukregelaars voor inlaatdrukken tussen 
0.5 bar en 5 bar

23.060.20 - Kogel- en plugafsluiters

23.060.30 - Schuifafsluiters

23.060.40 - Drukregelaars
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NEN-EN 126:2004 en Regelblokken voor gasverbruikstoestellen
NEN-EN 161:2011 en Beveiligingsafsluiters voor met gas gestookte branders en 

gasverbruikstoestellen
NEN-EN 334:2005+A1:2009 en Gasdrukregelaars voor inlaatdrukken tot 100 bar
NEN-EN 850:1996/A1:2001 en Verplaatsbare gasflessen - PIN-index-systeem en afsluiter met klembeugel 

voor gebruik met medische gassen
NEN-EN 1074-5:2001 en Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de geschiktheid en de 

beproeving ervan - Deel 5: Regelkleppen
NEN-EN 1106:2010 en Met de hand bediende kranen voor met gas gestookte toestellen
NEN-EN 1349:2009 en Regelkleppen voor de procesindustrie
NEN-EN 1567:1999 en Kranen in gebouwen - Waterdruk reducerende kleppen en waterdruk 

reducerende combinatiekleppen - Eisen en beproevingen
NEN-EN 1854:2010 en Drukvoelers voor met gas gestookte branders en toestellen
NVN-ENV 1954:1996 en Foutgedrag van elektronische veiligheidsonderdelen van 

gasverbruikstoestellen onder invloed van in- en uitwendige storingen
NEN-EN 12067-2:2004 en Regelaars voor gas/lucht verhouding voor gasbranders en voor 

gasverbruikstoestellen - Deel 2: Elektronische soorten
NEN-EN 12186:2000 en Gasvoorzieningsystemen - Gasdrukregelstations voor gastransport en -

distributie - Functionele eisen
NEN-EN 12186:2000/A1:2005 en Gasvoorzieningsystemen - Gasdrukregelstations voor gastransport en -

distributie - Functionele eisen
NEN-EN 12279:2000 en Gasvoorzieningsystemen - Gasdrukregelinstallaties in aansluitleidingen - 

Functionele eisen
NEN-EN 12279:2000/A1:2005 en Gasvoorzieningsystemen - Gasdrukregelinstallaties in aansluitleidingen - 

Functionele eisen
NEN-EN 12864:2002 en Niet-instelbare drukregelaars met een maximale uitlaatdruk kleiner dan of 

gelijk aan 200 mbar, en een capaciteit kleiner dan of gelijk aan 4 kg/h voor 
butaan, propaan en B/P-mengsels, en de daarbij behorende 
veiligheidsinrichtingen

NEN-EN 12864:2002/A2:2005 en Niet-instelbare drukregelaars met een maximale uitlaatdruk kleiner dan of 
gelijk aan 200 mbar, en een capaciteit kleiner dan of gelijk aan 4 kg/h, 
voor butaan, propaan en B/P-mengsels, en de daarbij behorende 
veiligheidsinrichtingen

NEN-EN 12864:2002/A1:2003 en Niet-instelbare drukregelaars met een maximale uitlaatdruk kleiner dan of 
gelijk aan 200 mbar, en een capaciteit kleiner dan of gelijk aan 4 kg/h, 
voor butaan, propaan en B/P-mengsels, en de daarbij behorende 
veiligheidsinrichtingen

NEN-EN 12864:2002/A3:2009 en Niet-instelbare drukregelaars met een maximale uitlaatdruk kleiner dan of 
gelijk aan 200 mbar, en een capaciteit kleiner dan of gelijk aan 4 kg/h voor 
butaan, propaan en B/P-mengsels, en de daarbij behorende 
veiligheidsinrichtingen

NEN-EN 12952-10:2002 en Ketels met pijpen en hulpinstallaties - Deel 10: Eisen voor beveiliging 
tegen overdruk

NEN-EN 13611:2007 en Veiligheids- en regelinrichtingen voor gasbranders en 
gasverbruikstoestellen - Algemene eisen

NEN-EN 13648-1:2008 en Cryogene vaten - Veiligheidsvoorzieningen tegen ontoelaatbare overdruk - 
Deel 1: Veiligheidskleppen voor cryogeen gebruik

NEN-EN 13648-2:2002 nl Cryogene vaten - Veiligheidsvoorzieningen tegen ontoelaatbare overdruk - 
Deel 2: Veiligheidsvoorzieningen met een breekplaat voor cryogeen 
gebruik

NEN-EN 13648-2:2002 en Cryogene vaten - Veiligheidsvoorzieningen tegen ontoelaatbare overdruk - 
Deel 2: Veiligheidsvoorzieningen met een breekplaat voor cryogeen 
gebruik
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NEN-EN 13785:2005+A1:2008 en Regelaars met een capaciteit tot en met 100 kg/h, en een maximale 
nominale uitlaatdruk tot en met 4 bar, anders dan die in EN 12864 voor 
butaan, propaan en B/P-mengsels en de daarbij behorende 
veiligheidsinrichtingen

NEN-EN 13786:2005+A1:2008 en Automatische omschakelkranen met een maximale uitlaatdruk tot en met 4 
bar en een capaciteit tot en met 100 kg/h voor butaan, propaan en B/P-
mengsels, en de daarbij behorende veiligheidsinrichtingen

NEN-EN 13787:2001 en Elastomeren voor gasdrukregelaars en de daarbij behorende 
veiligheidsvoorzieningen voor inlaatdrukken tot 100 bar

NEN-EN 13953:2003+A1:2007 en LPG uitrusting en toebehoren - Veiligheidskleppen voor verplaatsbare 
hervulbare gasflessen voor vloeibaar gas (LPG)

NEN-EN 14071:2004 en Drukontlastkleppen voor LPG-tanks - Aanvullende apparatuur
NEN-EN 14129:2004 en Drukontlastkleppen voor LPG-tanks
NEN-EN 14189:2003 en Verplaatsbare gasflessen - Inspectie en onderhoud van afsluiters tijdens 

periodiek onderzoek van gasflessen
NEN-EN 14382:2005+A1:2009/C1:2009 en Veiligheidsvoorzieningen voor gasdrukregelstations en -installaties - 

Gasveiligheidsafsluiters voor inlaatdrukken tot 100 bar
NEN-EN 14382:2005+A1:2009 en Veiligheidsvoorzieningen voor gasdrukregelstations en -installaties - 

Gasveiligheidsafsluiters voor inlaatdrukken tot 100 bar
NEN-EN 14596:2005 en Tanks voor transport van gevaarlijke stoffen - Onderhoudsuitrusting voor 

tanks - Noodveiligheidskleppen
NEN-EN 14912:2006 en LPG materieel en toebehoren - Inspectie en onderhoud van LPG afsluiters 

tijdens periodiek onderzoek van flessen
NEN-EN 15069:2008 en Gasaansluitkranen voor metalen aansluitleidingen voor huishoudelijke 

gastoestellen
NEN-EN 15202:2006 en LPG materieel en toebehoren - Essentiële operationele afmetingen voor 

LPG afsluiter uitlaat van gasflessen en aansluitingen van aanverwante 
apparatuur

NEN 10534-6:1988 en;fr Regelkleppen voor de procesindustrie - Deel 6: Bijzonderheden voor het 
bevestigen van klepstandstellers aan de aandrijving van de regelklep

NEN 10534-8-2:1993 en;fr Regelkleppen voor de procesindustrie - Deel 8: Geluidmetingen - Sectie 2: 
Laboratorium-metingen van geluid opgewekt door hydrodynamische 
stroming door regelkleppen

NEN-EN-IEC 60534-1:2005 en;fr Regelkleppen voor industriële processen - Deel 1: Terminologie voor 
regelkleppen en algemene beschouwingen

NEN-EN-IEC 60534-2-1:2011 en Regelkleppen voor industriële processen - Deel 2-1: Doorstroomcapaciteit 
- Vergelijkingen voor de afmetingen van regelkleppen bij vloeistofstromen 
onder geïnstalleerde condities

NEN-EN-IEC 60534-2-3:1998 en;fr Regelkleppen voor de procesindustrie - Deel 2-3: Doorstroomcapaciteit - 
Beproevingsmethode

NEN-EN-IEC 60534-2-4:2009 en Regelkleppen voor industriële processen - Deel 2-4: Doorstroomcapaciteit 
- Inherente doorstromingseigenschappen en meetbereik

NEN-EN-IEC 60534-2-5:2003 en;fr Regelkleppen voor industriële processen - Deel 2-5: Doorstroomcapaciteit 
- Vergelijkingen voor de doorstroomberekening van 
meertrapsregelkleppen met stapsgewijze aanpassing

NEN-EN-IEC 60534-3-1:2000 en Regelkleppen voor industriële processen - Deel 3-1: Afmetingen - 
Inbouwmaten voor tweewegkogelkleppen met flenzen en met rechte 
doorlaat en hart-aansluitvlakmaten voor tweewegkogelkleppen met 
flenzen en met haakse doorlaat

NEN-EN-IEC 60534-3-2:2001 en;fr Regelkleppen voor industriële processen - Deel 3-2: Afmetingen - 
Inbouwmaten voor roterende regelkleppen behalve smoorkleppen

NEN-EN-IEC 60534-3-3:1998 en;fr Regelkleppen voor industriële processen - Deel 3-3: Afmetingen - 
Inbouwmaten voor tweewegkogelregelkleppen met een stompe las
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NEN-EN-IEC 60534-5:2004 en;fr Regelkleppen voor industriële processen - Deel 5: Merken
NEN-EN-IEC 60534-6-1:1997 en;fr Regelkleppen voor industriële processen - Deel 6: Montage-aanwijzingen 

voor het bevestigen van regelbare aandrijvingen op regelkleppen - Sectie 
1: Montage van regelbare aandrijvingen op lineaire actuatoren

NEN-EN-IEC 60534-6-2:2001 en;fr Regelkleppen voor industriële processen - Deel 6-2: Montage-
aanwijzingen voor het bevestigen van klepstandstellers - Montage van 
klepstandstellers op draaibare aandrijvingen

NEN-EN-IEC 60534-7:2010 en Regelkleppen voor industriële processen - Deel 7: Gegevensblad voor 
regelkleppen

NEN-EN-IEC 60534-8-1:2006 en;fr Regelkleppen voor industriële processen - Deel 8-1: Geluidsmetingen - 
Laboratoriummetingen van geluid opgewekt door aërodynamische 
stroming door regelkleppen

NEN-EN-IEC 60534-8-3:2011 en Regelkleppen voor industriële processen - Deel 8-3: Geluidsmetingen -
Methode voor de voorspelling van aerodynamisch geluid opgewekt door 
regelkleppen

NEN-EN-IEC 60534-8-4:2006/C1:2006 en Regelkleppen voor industriële processen - Deel 8-4: Geluidmetingen - 
Voorspelling van geluid opgewekt door hydrodynamische stroming

NEN-EN-IEC 60534-8-4:2006 en;fr Regelkleppen voor industriële processen - Deel 8-4: Geluidmetingen - 
Voorspelling van geluid opgewekt door hydrodynamische stroming

NEN-EN-ISO 2503:2009 en Apparatuur voor autogeenlassen - Drukregelaars en drukregelaars met 
volumestroommeters voor gasflessen gebruikt voor lassen, snijden en 
aanverwante processen tot en met 300 bar

NEN-EN-ISO 7291:2010 en Apparatuur voor autogeen lassen - Drukregelaars voor systemen met 
cilinders gebruikt bij lassen, snijden en verwante processen tot 300 bar

NEN-EN-ISO 10297:2006 en Verplaatsbare gasflessen - Afsluiters voor gasflessen - Specificatie en 
typekeuring

NEN-EN-ISO 11114-1:1997 en Verplaatsbare gasflessen - Compatibiliteit van materialen voor flessen en 
afsluiters met de gasinhoud - Deel 1: Metalen

NEN-EN-ISO 11114-1:1997/C1:1998 en Verplaatsbare gasflessen - Compatibiliteit van materialen voor flessen en 
afsluiters met de gasinhoud - Deel 1: Metalen

NEN-EN-ISO 11114-2:2001 en Verplaatsbare gasflessen - Compatibiliteit van materialen voor flessen en 
afsluiters met de gasinhoud - Deel 2: Niet-metalen

NEN-EN-ISO 13341:2010 en Verplaatsbare gasflessen - Aansluiting van afsluiters op gasflessen
NEN-EN-ISO 15615:2002 en Apparatuur voor autogeenlassen - Verdeelsystemen voor acetyleen voor 

lassen, snijden en verwante processen - Veiligheidseisen voor 
hogedruktoestellen

NEN 1059:2010 nl Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 - 
Gasvoorzieningsystemen - Gasdrukregel- en meetstations voor transport 
en distributie

NEN 7244-10:2010 nl Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en 
met 16 bar - Deel 10: Specifieke functionele eisen voor opstellingsruimten 
en meteropstellingen met een maximale inlaatdruk van 100 mbar en een 
maximale ontwerpcapaciteit van 650 mn3/h

NEN-EN 1074-3:2000 nl Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de geschiktheid en de 
beproeving ervan - Deel 3: Terugslagkleppen

NEN-EN 1074-3:2000 en Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de geschiktheid en de 
beproeving ervan - Deel 3: Terugslagkleppen

NEN-EN 12334:2001 en Industriële afsluiters - Terugslagkleppen van gietijzer
NEN-EN 12334:2001/A1:2004 en Industriële afsluiters - Terugslagkleppen van gietijzer
NEN-EN 13709:2010 en Industriële afsluiters - Stalen klepafsluiters en afsluitbare terugslagkleppen

NEN-EN 13959:2004 en Terugslagkleppen tegen verontreiniging - DN 6 tot DN 250 inclusief 
familie E, type A, B, C en D

23.060.50 - Terugslagkleppen
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NEN-EN 14341:2006 en Industriële afsluiters - Stalen terugslagkleppen
NEN-EN 14451:2005 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 

terugstroom - In-line anti-vacuümklep DN 8 tot DN 80 - Familie D - Type 
A

NEN-EN 14452:2005 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroom - Pijponderbreker met atmosferische ontluchting en bewegend 
element DN 10 tot DN 20 - Familie D, Type B

NEN-EN 14453:2005 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroom - Pijponderbreker met permanente atmosferische ontluchting 
DN 10 tot DN 20 - Familie D, Type C

NPR-CEN/TR 15356-1:2006 en Validatie en interpretatie van analytische methoden, migratiebeproeving 
en analytische gegevens voor materialen en artikelen in contact met 
voedingsmiddelen - Deel 1: Algemene overwegingen

NEN-EN-ISO 16137:2006 en Industriële afsluiters - Terugslagkleppen van thermoplastische materialen

NEN-EN 917:1997 en Kunststofleidingsystemen - Afsluiters van thermoplasten - 
Beproevingsmethode voor de weerstand tegen inwendige druk en de 
lekdichtheid

NEN-EN 1074-6:2008 en Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de geschiktheid en de 
beproeving ervan - Deel 6: Hydranten

NEN-EN 1555-4:2011 en Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Polyetheen (PE) - Deel 4: 
Afsluiters

NEN-EN 1680:1997 en Kunststofleidingsystemen - Afsluiters voor leidingsystemen van 
polyetheen (PE) - Beproevingsmethode voor de bepaling van de 
lekdichtheid tijdens en na toepassing van buiging op het 
bedieningsmechanisme

NEN-EN 1704:1997 en Kunststofleidingsystemen - Afsluiters van thermoplasten - 
Beproevingsmethode voor de integriteit van een afsluiter na 
temperatuurwisselingen onder buiging

NEN-EN 12380:2003 en Beluchtingsventielen voor de binnenriolering - Eisen, 
beproevingsmethoden en conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 13077:2008 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroming - Vrije uitloop met een niet cirkelvormige overloop 
(onbegrensd) - Familie A - Type B

NEN-EN 13078:2003 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroming - Vrije uitloop met beluchte toevoerbuis en overloop - 
Familie A-Type C

NEN-EN 13079:2003 en Inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroming - Vrije uitloop met injector - Familie A - Type D

NEN-EN 15081:2007 en Industriële afsluiters - Montage-set voor de aansluiting van de 
zwenkaandrijving

NEN-EN 15096:2008 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroming - Slangkoppeling met anti-vacuümklep - DN 15 tot DN 25 
inclusief Familie H, type B en type D - Algemene technische specificatie

NEN-EN-IEC 61514:2002 en;fr Regelsystemen voor de procesindustrie - Evaluatiemethoden voor de 
prestatie van klepstandstellers met pneumatische uitgangen

NEN-EN-ISO 16136:2006 en Industriële afsluiters - Vlinderkleppen van thermoplastische materialen

NEN-EN-ISO 16138:2006 en Industriële afsluiters - Membraanafsluiters van thermoplastische 
materialen

NEN 3826:1970 nl Membraanafsluiters voor water

23.060.99 - Afsluiters, overige

29.060.01 - Elektrische draad en kabels, algemeen
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NEN-EN 45510-2-9:2008 en Leidraad voor aanbestedingen van installaties voor elektriciteitscentrales - 
Deel 2-9: Elektrische installatie - Kabelsystemen

R 64-003:1998 en Handleiding voor het vaststellen van het doorsnede-gebied van geleiders 
en het kiezen van beschermingsinrichtingen

NEN 10189-5:1993 en;fr Laagfrequentkabels en -draden met PVC-isolatie en PVC-mantel - Deel 5: 
Afgeschermd enkelvoudig of dubbel montagedraad en -kabel met PVC-
isolatie

NPR-IEC/TR 60344:2007 en Calculation of d.c. resistance of plain and coated copper conductors of low-
frequency cables and wires - Application guide

HD 21-4:1990 en Leidingen met aderisolatie van PVC en een nominale spanning tot en met 
450/750 V - Deel 4: Kabels met mantel voor vaste aanleg

HD 21-5:1994/A1:1999 en Leidingen met aderisolatie van PVC en een nominale spanning tot en met 
450/750 V - Deel 5: Buigzame leidingen (snoeren)

HD 21-5:1994/A2:2001 en Leidingen met aderisolatie van PVC en een nominale spanning tot en met 
450/750 V - Deel 5: Buigzame leidingen (snoeren)

HD 21-5:1994 en Leidingen met aderisolatie van PVC en een nominale spanning tot en met 
450/750 V - Deel 5: Buigzame leidingen (snoeren)

HD 21-8:1999 en Leidingen met aderisolatie van PVC en een nominale spanning tot en met 
450/750 V - Deel 7: Eenaderige leidingen zonder mantel voor 
verlichtingsgarnituren

HD 21-9:1995 en Leidingen met aderisolatie van PVC en een nominale spanning tot en met 
450/750 V - Deel 9: Eenaderige leidingen zonder mantel voor aanleg bij 
lage temperaturen

HD 21-9:1995/A1:1999 en Leidingen met aderisolatie van PVC en een nominale spanning tot en met 
450/750 V - Deel 9: Eenaderige leidingen zonder mantel voor aanleg bij 
lage temperaturen

HD 22-3:2004 en Leidingen met aderisolatie van rubber en een nominale spanning tot en 
met 450/750 V - Deel 3: Hittevaste leidingen met isolatie van 
siliconenrubber

HD 22-4:2004 en Leidingen met aderisolatie en een nominale spanning tot en met 450/750 
V van vernet materiaal - Deel 4: Snoeren en buigzame leidingen

HD 22-6:1995/A2:2004 en Leidingen met aderisolatie en een nominale spanning tot en met 450/750 
V van vernet materiaal - Deel 6: Laskabels

HD 22-6:1995 en Leidingen met aderisolatie en een nominale spanning tot en met 450/750 
V van vernet materiaal - Deel 6: Laskabels

HD 22-7:1995/A2:2004 en Leidingen met aderisolatie en een nominale spanning tot en met 450/750 
V van vernet materiaal - Deel 7: Leidingen met verhoogde hittevastheid 
voor inwendige bedrading voor een geleidertemperatuur tot 110 °C

HD 22-7:1995 en Leidingen met aderisolatie en een nominale spanning tot en met 450/750 
V van vernet materiaal - Deel 7: Leidingen met verhoogde hittevastheid 
voor inwendige bedrading voor een geleidertemperatuur tot 110 °C

HD 22-8:1994 en Leidingen met aderisolatie en een nominale spanning tot en met 450/750 
V van vernet materiaal - Deel 8: Leidingen met een mantel van 
polychloropreen of een gelijkwaardige synthetische elastomeer voor 
verlichtingsgarnituren

HD 22-8:1994/A2:2004 en Leidingen met aderisolatie van rubber en een nominale spanning tot en 
met 450/750 V - Deel 8: Leidingen met een mantel van polychloropreen of 
een gelijkwaardige synthetische elastomeer voor verlichtingsgarnituren

HD 308:2001 en Aanduiding van aders van kabels en buigzame leidingen
HD 360:1997 en Ronde liftleidingen met aderisolatie van rubber voor normaal gebruik

29.060.20 - Kabels
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HD 360:1997/A1:1997 en Ronde liftleidingen met aderisolatie van rubber voor normaal gebruik
HD 361:1999/A1:2006 en Systemen voor de aanduidingen van leidingtypen
HD 361:1999 en Geïsoleerde leidingen voor sterkstroom - Systemen voor de aanduidingen 

van leidingtypen
HD 516:1997/A1:2003 en Het gebruik van geharmoniseerde leidingen voor laagspanning
HD 516:1997 en Het gebruik van geharmoniseerde leidingen voor laagspanning
HD 516:1997/A2:2008 en Het gebruik van geharmoniseerde leidingen voor laagspanning
HD 586-3:2001 en Kabels met minerale aderisolatie en met een nominale spanning niet hoger 

dan 750 V - Deel 3: Richtlijnen voor het gebruik
HD 603:1994/A3:2007 en Distributiekabels met een nominale spanning van 0,6/1 kV
HD 603:1994/A1:1998 en Distributiekabels met een toegekende spanning van 0,6/1 kV
HD 603:1994/A2:2003 en Distributiekabels met een nominale spanning van 0,6/1 kV
HD 603:1994 en Distributiekabels met een toegekende spanning van 0,6/1 kV
HD 604:1994/A3:2005 en Sterkstroomkabels met bijzondere eigenschappen bij brand voor 

elektriciteitscentrales en met een nominale spanning van 0,6/1 kV en 
1,9/3,3 kV

HD 604:1994/A1:1997 en Sterkstroomkabels met bijzondere eigenschappen bij brand voor 
elektriciteitscentrales en met een toegekende spanning van 0,6/1 kV en 
1,9/3,3 kV

HD 604:1994 en Sterkstroomkabels met bijzondere eigenschappen bij brand voor 
elektriciteitscentrales en met een toegekende spanning van 0,6/1 kV

HD 604:1994/A2:2002 en Sterkstroomkabels met bijzondere eigenschappen bij brand voor 
elektriciteitscentrales en met een nominale spanning van 0,6/1 kV en 
1,9/3,3 kV

HD 605:2008 en Elektrische leidingen - Aanvullende beproevingsmethoden
HD 621:1996 en Distributiekabels voor middenspanning met aderisolatie van 

geïmpregneerd papier
HD 621:1996/A1:2001 en Distributiekabels voor middenspanning met aderisolatie van 

geïmpregneerd papier
NEN-HD 622:2007 en Sterkstroomkabels met een toegekende spanning van 3,6/6 (7,2) kV tot en 

met 20,8/36 (42) kV met bijzondere eigenschappen bij brand voor gebruik 
in elektriciteitscentrales

HD 622:1996 en Sterkstroomkabels met een toegekende spanning van 3,6/6 (7,2) kV tot en 
met 20,8/36 (42) kV met bijzondere eigenschappen bij brand voor gebruik 
in elektriciteitscentrales

HD 622:1996/A1:2000 en Sterkstroomkabels met een toegekende spanning van 3,6/6 (7,2) kV tot en 
met 20,8/36 (42) kV met bijzondere eigenschappen bij brand voor gebruik 
in elektriciteitscentrales

HD 622:1996/A2:2005 en Sterkstroomkabels met een toegekende spanning van 3,6/6 (7,2) kV tot en 
met 20,8/36 (42) kV met bijzondere eigenschappen bij brand voor gebruik 
in elektriciteitscentrales

HD 626:1997/A2:2002 en Kabels met een nominale spanning Uo/U(Um) van 0,6/1 ( 1,2) kV voor de 
bovengrondse elektriciteitsdistributie

HD 626:1997 en Kabels met een nominale spanning Uo/U(Um) van 0,6/1 ( 1,2) kV voor de 
bovengrondse elektriciteitsdistributie

HD 626:1997/A1:1997 en Kabels met een nominale spanning Uo/U(Um) van 0,6/1 ( 1,2) kV voor de 
bovengrondse elektriciteitsdistributie

HD 627:1998/A1:2000 en Kabels met veel aders en met veel aderparen voor aanleg boven en in de 
grond

HD 627:1998 en Kabels met veel aders en met veel aderparen voor aanleg boven en in de 
grond

HD 627:1998/A2:2005 en Kabels met veel aders en met veel aderparen voor aanleg boven en in de 
grond
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HD 629-1:2006 en Beproevingseisen voor gebruik van garnituren voor sterkstroomkabels met 
een toegekende spanning van 3,6/6(7,2) kV tot 20,8/36(42) kV - Deel 1: 
Kabels met geëxtrudeerde isolatie

NEN-HD 629-1:2007/A1:2008 en Beproevingseisen voor garnituren bestemd voor sterkstroomkabels met 
een toegekende spanning van 3,6/6(7,2) kV tot 20,8/36(42) kV - Deel 1: 
Kabels met geëxtrudeerde isolatie

NEN-HD 629-2:2007/A1:2008 en Beproevingseisen voor garnituren bestemd voor sterkstroomkabels met 
een toegekende spanning van 3,6/6(7,2) kV tot 20,8/36(42) kV - Deel 2: 
Kabels met isolatie van geïmpregneerd papier

NEN-HD 629-1:2007 en Beproevingseisen voor garnituren voor sterkstroomkabels met een 
toegekende spanning van 3,6/6(7,2) kV tot en met 20,8/36(42) kV - Deel 
1: Kabels met geëxtrudeerde isolatie

HD 629-2:2006 en Beproevingseisen voor garnituren voor sterkstroomkabels met een 
toegekende spanning van 3,6/6(7,2) kV tot 20,8/36(42) kV - Deel 2: 
Kabels met isolatie van geïmpregneerd papier

NEN-HD 629-2:2007 en Beproevingseisen voor garnituren voor sterkstroomkabels met een 
toegekende spanning van 3,6/6(7,2) kV tot en met 20,8/36(42) kV - Deel 
2: Kabels met isolatie van geïmpregneerd papier

NEN-HD 631-3:2008 en Elektrische leidingen - Garnituren - Bepaling van de 
materiaaleigenschappen - Deel 3: Bepalingsmethoden voor 
warmkrimpcomponenten voor middenspanningstoepassingen van 
3,6/6(7,2) kV tot 20,8/36(42) kV

NEN-HD 631-4:2008 en Elektrische leidingen - Garnituren - Bepaling van de 
materiaaleigenschappen - Deel 4: Bepalingsmethoden voor 
koukrimpcomponenten voor laag- en middenspanningstoepassingen tot 
20,8/36(42) kV

NEN-HD 633:1999 en Proeven aan oliedrukkabels met isolatie van papier of van een laminaat 
van polypropeen en papier en met metalen mantel en hun garnituren voor 
wisselspanningen tot en met 400 kV (Um=420 kV)

HD 634:1998 en Proeven aan kabels met inwendige gasdruk en garnituren voor 
wisselspanningen tot en met 275 kV (Um=300 kV)

NEN-HD 635:1999 en Proeven aan kabels met uitwendige gasdruk en hun garnituren voor 
wisselspanningen tot en met 275 kV (Um=300 kV)

NEN-EN 13160-3:2003 en Lekdetectiesystemen - Deel 3: Systemen met vloeistof voor tanks
NEN-EN 45510-2-8:2004 en Leidraad voor aanbestedingen van installaties voor elektriciteitscentrales - 

Deel 2-8: Elektrische inrichtingen - Energiekabels

NEN-EN 45510-2-9:2008 en Leidraad voor aanbestedingen van installaties voor elektriciteitscentrales - 
Deel 2-9: Elektrische installatie - Kabelsystemen

HD 620 S2:2010 en Distributiekabels met geëxtrudeerde isolatie en met een toegekende 
spanning van 3,6/6 (7,2) kV tot en met 20,8/36 (42) kV

HD 632:2008 en Kabels geïsoleerd met vernet polyetheen en hun garnituren voor 
spanningen van 36 kV (Um = 42 kV) tot en met 150 kV (Um = 170 kV) 
(Nederlandse overname uit HD 632 S2 van de delen 1 en 2 en secties 3K, 
4K en 5K)

NEN-HD 632:2011 en Kabels geïsoleerd met vernet polyetheen en hun garnituren voor 
spanningen van 36 kV (Um = 42 kV) tot en met 150 kV (Um = 170 kV) 
(Nederlandse overname uit HD 632 S2 van de delen 1 en 2 en secties 3K, 
4K en 5K; het volledige HD is tegen vergoeding beschikbaar)

NEN-EN 50109-1:1995 en Handwurggereedschap - Gereedschap voor krimpaansluitingen van 
elektrische kabels en leidingen voor laag- en hoogfrequentietoepassingen - 
Deel 1: Algemene eisen en beproevingen
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NEN-EN 50109-2-1:1995 en Handwurggereedschap - Gereedschap voor krimpaansluitingen van 
elektrische kabels en leidingen voor laag- en hoogfrequentietoepassingen - 
Deel 2-1: Bijzondere eisen voor RF-connectors en concentrische contacten 
- Gereedschap met open bek en vaste wangen, afmetingen A tot E, V en W

NEN-EN 50109-2-2:1995 en Handwurggereedschap - Gereedschap voor krimpaansluitingen van 
elektrische kabels en leidingen voor laag- en hoogfrequentietoepassingen - 
Deel 2-2: Bijzondere eisen voor RF-connectors en concentrische contacten 
- Gereedschap met open bek en verwisselbare wangen, afmetingen A to E, 
Q tot V en W

NEN-EN 50109-2-3:1995 en Handwurggereedschap - Gereedschap voor krimpaansluitingen van 
elektrische kabels en leidingen voor laag- en hoogfrequentietoepassingen - 
Deel 2-3: Bijzondere eisen voor contacten van elektrische connectors

NEN-EN 50109-2-4:1995 en Handwurggereedschap - Gereedschap voor krimpaansluitingen van 
elektrische kabels en leidingen voor laag- en hoogfrequentietoepassingen - 
Deel 2-4: Bijzondere eisen voor middencontacten van RF-connectors, 
serie SMZ

NEN-EN 50109-2-5:1995 en Handwurggereedschap - Gereedschap voor krimpaansluitingen van 
elektrische kabels en leidingen voor laag- en hoogfrequentietoepassingen - 
Deel 2-5: Bijzondere eisen voor aansluiting van tweelingkabel voor 
databus-toepassingen

NEN-EN 50143:2009 en Leidingen voor neontoestellen en neoninstallaties met een nullastspanning 
hoger dan 1 000 V maar niet hoger dan 10 000 V

NEN-EN 50200:2006 en Beproevingsmethode voor het functiebehoud bij brand van niet-
beschermde dunne kabels voor gebruik in stroomketens voor 
veiligheidsdoeleinden

NEN-EN 50214:2006 en Platte buigzame vinylmantelleidingen
NEN-EN 50214:2006/C1:2008 en Platte buigzame vinylmantelleidingen
NEN-EN 50264-1:2008 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Voedingsleidingen en 

stuurstroomleidingen met bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend 
materieel - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 50264-2-1:2008 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Voedingsleidingen en 
stuurstroomleidingen met bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend 
materieel - Deel 2-1: Leidingen met isolatie van vernette elastomeren - 
Eenaderige leidingen

NEN-EN 50264-2-2:2008 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Voedingsleidingen en 
stuurstroomleidingen met bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend 
materieel - Deel 2-2: Leidingen met isolatie van vernette elastomeren - 
Meeraderige leidingen

NEN-EN 50264-3-1:2008 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Voedingsleidingen en 
stuurstroomleidingen met bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend 
materieel - Deel 3-1: Leidingen met isolatie met gereduceerde dimensies 
van vernette elastomeren - Eenaderige leidingen

NEN-EN 50264-3-2:2008 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Voedingsleidingen en 
stuurstroomleidingen met bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend 
materieel - Deel 3-2: Leidingen met isolatie met gereduceerde dimensies 
van vernette elastomeren - Meeraderige leidingen

NEN-EN 50267-1:1999 en Elektrische leidingen - Gemeenschappelijke beproevingsmethoden voor 
het gedrag bij brand - Gassen vrijkomend bij verbranding van materiaal uit 
leidingen - Deel 1: Toestel

NEN-EN 50267-2-1:1999 en Elektrische leidingen - Gemeenschappelijke beproevingsmethoden voor 
het gedrag bij brand - Gassen vrijkomend bij verbranding van materiaal uit 
leidingen - Deel 2-1: Procedures - Bepaling van het gehalte aan 
halogeenhoudende zure gassen
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NEN-EN 50267-2-2:1999 en Elektrische leidingen - Gemeenschappelijke beproevingsmethoden voor 
het gedrag bij brand - Gassen vrijkomend bij verbranding van materiaal uit 
leidingen - Deel 2-2: Procedures - Bepaling van de zuurgraad van gassen 
bij materialen door meting van de pH en de geleiding

NEN-EN 50267-2-3:1999 en Elektrische leidingen - Gemeenschappelijke beproevingsmethoden voor 
het gedrag bij brand - Gassen vrijkomend bij verbranding van materiaal uit 
leidingen - Deel 2-3: Procedures - Bepaling van de zuurgraad van gassen 
bij leidingen door bepaling van het gewogen gemiddelde van de pH en de 
geleidbaarheid

NEN-EN 50305:2002 en Railtoepassingen - Leidingen met bijzondere eigenschappen bij brand 
voor railvoertuigen - Beproevingsmethoden

NEN-EN 50307:2003 en Lood en loodlegeringen - Mantels en binnenmoffen van lood en 
loodlegeringen van elektrische kabels

NEN-EN 50334:2001 en Elektrische leidingen - Aanduiding van de aders door bedrukking
NEN-EN 50341-1:2001 en Bovengrondse elektrische lijnen boven 45 kV wisselspanning - Deel 1: 

Algemene eisen - Gemeenschappelijke specificaties
NEN-EN 50341-1:2001/A1:2009 en Bovengrondse elektrische lijnen boven 45 kV wisselspanning - Deel 1: 

Algemene eisen - Gemeenschappelijke specificaties
NEN-EN 50341-2:2001 en Bovengrondse elektrische lijnen boven 45 kV wisselspanning - Deel 2: 

Register van nationale normatieve aspecten
NEN-EN 50341-2:2001/C1:2006 en Bovengrondse elektrische lijnen boven 45 kV wisselspanning - Deel 2: 

Register van nationale normatieve aspecten
NEN-EN 50341-3:2001/C1:2006 en Bovengrondse elektrische lijnen boven 45 kV wisselspanning - Deel 3: 

Verzameling van nationale normatieve aspecten
NEN-EN 50341-3:2001 en Bovengrondse elektrische lijnen boven 45 kV wisselspanning - Deel 3: 

Verzameling van nationale normatieve aspecten
NEN-EN 50341-3:2001/C2:2009 en Bovengrondse elektrische lijnen boven 45 kV wisselspanning - Deel 3: 

Verzameling van nationale normatieve aspecten
NEN-EN 50341-3:2001/C3:2010 en Bovengrondse elektrische lijnen boven 45 kV wisselspanning - Deel 3: 

Verzameling van nationale normatieve aspecten
NEN-EN 50341-3:2001/C4:2010 en Bovengrondse elektrische lijnen boven 45 kV wisselspanning - Deel 3: 

Verzameling van nationale normatieve aspecten
NEN-EN 50355:2003 en Railtoepassingen - Leidingen met bijzondere eigenschappen bij brand 

voor railvoertuigen - Normale isolatie en speciale dunne isolatie - 
Richtlijnen voor het gebruik

NEN-EN 50362:2003 en Beproevingsmethode voor het functiebehoud bij brand van niet-
beschermde dikke sterkstroom- en stuurstroomkabels voor gebruik in 
noodcircuits

NEN-EN 50382-1:2008 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Elektrische leidingen voor 
gebruik in rollend materieel en geschikt voor gebruik bij hoge 
temperaturen en met bijzondere eigenschappen bij brand - Deel 1: 
Algemene eisen

NEN-EN 50382-2:2008 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Elektrische leidingen voor 
gebruik in rollend materieel en geschikt voor gebruik bij hoge 
temperaturen en met bijzondere eigenschappen bij brand - Deel 2: 
Eenaderige met siliconen rubber geïsoleerde leidingen voor 120°C of 
150°C

NEN-EN 50395:2005/A1:2011 en Elektrische beproevingsmethoden voor voedingsleidingen voor 
laagspanning

NEN-EN 50395:2005 en Elektrische beproevingsmethoden voor voedingsleidingen voor 
laagspanning

NEN-EN 50396:2005/A1:2011 en Niet-elektrische beproevingsmethoden voor voedingsleidingen voor 
laagspanning

NEN-EN 50396:2005 en Niet-elektrische beproevingsmethoden voor voedingsleidingen voor 
laagspanning
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NEN-EN 50399:2011 en Algemene beproevingsmethoden voor kabels bij brand - Het meten van de 
warmte- en rookontwikkeling tijdens beproeving op brandvoorplanting - 
Beproevingsapparatuur, beproevingsprocedures, beproevingsresultaten

NEN-EN 50483-2:2009 en Beproevingseisen voor toebehoren voor samengestelde hangkabels voor 
laagspanning - Deel 2: Trekklemmen en hangklemmen voor zelfdragende 
systemen

NEN-EN 50483-3:2009 en Beproevingseisen voor toebehoren voor samengestelde hangkabels voor 
laagspanning - Deel 3: Trekklemmen en hangklemmen voor systemen met 
neutrale spandraad

NEN-EN 50483-5:2009 en Beproevingseisen voor toebehoren voor samengestelde hangkabels voor 
laagspanning - Deel 5: Elektrische verouderingstest

NEN-EN 50497:2007 en Aanbevolen beproevingsmethode voor de beoordeling van het risico van 
weekmakermigratie bij leidingen met aderisolatie van PVC en mantels van 
PVC

NEN-EN 50525-1:2011 en Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale spanning tot en met 
450/750 V (U0/U) - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 50525-2-11:2011 en Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale spanning tot en met 
450/750 V (U0/U) - Deel 2-11: Leidingen voor algemeen gebruik - 
Buigzame leidingen met aderisolatie van thermoplastisch PVC

NEN-EN 50525-2-12:2011 en Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale spanning tot en met 
450/750 V (U0/U) - Deel 2-12: Leidingen voor algemeen gebruik - 
Krulsnoeren met aderisolatie van thermoplastisch PVC

NEN-EN 50525-2-21:2011 en Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale spanning tot en met 
450/750 V (U0/U) - Deel 2-21: Leidingen voor algemeen gebruik - 
Buigzame leidingen met aderisolatie van vernette elastomeren

NEN-EN 50525-2-22:2011 en Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale spanning tot en met 
450/750 V (U0/U) - Deel 2-22: Leidingen voor algemeen gebruik - 
Leidingen met hoge buigzaamheid met aderisolatie van vernette 
elastomeren

NEN-EN 50525-2-31:2011 en Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale spanning tot en met 
450/750 V (U0/U) - Deel 2-31: Leidingen voor algemeen gebruik - 
Eenaderige leidingen zonder mantel met aderisolatie van thermoplastische 
PVC

NEN-EN 50525-2-41:2011 en Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale spanning tot en met 
450/750 V (U0/U) - Deel 2-41: Leidingen voor algemeen gebruik - 
Eenaderige leidingen met aderisolatie van vernette siliconenrubber

NEN-EN 50525-2-42:2011 en Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale spanning tot en met 
450/750 V (U0/U) - Deel 2-42: Leidingen voor algemeen gebruik - 
Eenaderige kabels zonder mantel met aderisolatie van vernette EVA

NEN-EN 50525-2-51:2011 en Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale spanning tot en met 
450/750 V (U0/U) - Deel 2-51: Leidingen voor algemeen gebruik - 
Olieresistente leidingen voor stuurstroom met aderisolatie van 
thermoplastisch PVC

NEN-EN 50525-2-71:2011 en Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale spanning tot en met 
450/750 V (U0/U) - Deel 2-71: Leidingen voor algemeen gebruik - 
Koperbandsnoer met isolatie van thermoplastisch PVC

NEN-EN 50525-2-72:2011 en Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale spanning tot en met 
450/750 V (U0/U) - Deel 2-72: Leidingen voor algemeen gebruik - 
Tweelingsnoer met isolatie van thermoplastisch PVC

NEN-EN 50525-2-81:2011 en Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale spanning tot en met 
450/750 V - (U0/U) - Deel 2-81: Leidingen voor algemeen gebruik - 
Leidingen met een mantel van vernette elastomeren bestemd voor 
booglassen
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NEN-EN 50525-2-82:2011 en Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale spanning tot en met 
450/750 V (U0/U) - Deel 2-82: Leidingen voor algemeen gebruik - 
Leidingen met isolatie van vernette elastomeren voor 
verlichtingsgarnituren

NEN-EN 50525-2-83:2011 en Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale spanning tot en met 
450/750 V (U0/U) - Deel 2-83: Leidingen voor algemeen gebruik - 
Meeraderige leidingen met isolatie van vernette siliconenrubber

NEN-EN 50525-3-11:2011 en Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale spanning tot en met 
450/750 V (U0/U) - Deel 3-11: Leidingen met bijzondere eigenschappen 
bij brand - Buigzame leidingen met aderisolatie en mantel van 
halogeenvrije thermoplastische mengsels, en met geringe ontwikkeling 
van rook

NEN-EN 50525-3-21:2011 en Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale spanning tot en met 
450/750 V (U0/U) - Deel 3-21: Leidingen met bijzondere eigenschappen 
bij brand - Buigzame leidingen met aderisolatie en mantel van 
halogeenvrije vernette mengsels en met geringe ontwikkeling van rook

NEN-EN 50525-3-31:2011 en Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale spanning tot en met 
450/750 V (U0/U) - Deel 3-31: Leidingen met bijzondere eigenschappen 
bij brand - Eenaderige leidingen zonder mantel met aderisolatie van 
halogeenvrije thermoplastische mengsels, en met geringe ontwikkeling 
van rook

NEN-EN 50525-3-41:2011 en Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale spanning tot en met 
450/750 V (U0/U) - Deel 3-41: Leidingen met bijzondere eigenschappen 
bij brand - Eenaderige leidingen zonder mantel met aderisolatie van 
halogeenvrije vernette mengsels en met geringe ontwikkeling van rook

NEN 10050-461:1985 en;fr;ru Internationale elektrotechnische woordenlijst - Hoofdstuk 461: Elektrische 
kabels en -leidingen

NEN 10050-461:1985/A1:1995 en;fr;ru Internationale elektrotechnische woordenlijst - Hoofdstuk 461: Elektrische 
kabels en -leidingen

NEN 10189-6:1990 en;fr Laagfrequentkabels en -draden met PVC-isolatie en PVC-mantel - Deel 6: 
Signaalkabels met enkelvoudige aders voor telecommunicatieapparatuur 
en -installaties

NEN 10287-1-2:1994 en;fr Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare stroom - Deel 1: 
Berekeningsmethode voor de continu toelaatbare stroom en voor de 
verliezen - Sectie 2: Wervelstroomverliezen in de mantel bij twee circuits 
in plat vlak

NEN 10287-2-1:1995 en;fr Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare stroom - Deel 2: 
Thermische weerstand - Sectie 1: Berekening van de thermische weerstand

NEN 10287-2-2:1996 en;fr Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare stroom - Deel 2: 
Thermische weerstand - Sectie 2: Berekening van de reductiefactoren voor 
groepen vrij in lucht liggende, tegen zonnestraling afgeschermde kabels

NEN 10287-3-1:1996 en Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare stroom - Deel 3: 
Secties over omgevingsomstandigheden - Sectie 1:Referentie-
omgevingsomstandigheden en keuze van het kabeltype

NEN 10287-3-2:1995/A1:1997 en;fr Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare stroom - Deel 3: 
Secties over omgevingsomstandigheden - Sectie 2: Economische 
optimalisering van de geleiderdoorsneden

NEN 10287-3-2:1995 en;fr Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare stroom - Deel 3: 
Secties over omgevingsomstandigheden - Sectie 2: Economische 
optimalisering van de geleiderdoorsneden

NEN 10332-3:1994 en;fr Geïsoleerde elektrische leidingen - Gedrag bij brand - Deel 3: Beproeving 
van gebundelde leidingen
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NEN 10719:1994 en;fr Leidingen met ronde koperen geleiders en een toegekende spanning tot en 
met 450/750 V - Berekening van de onder- en de bovengrens van de 
gemiddelde buitenafmetingen

NEN 10811-1-1:1996 en;fr Elektrische leidingen - Isolatie- en mantelmaterialen - 
Gemeenschappelijke beproevingsmethoden - Deel 1: Algemene toepassing 
- Sectie 1: Dikten en buitenafmetingen - Mechanische eigenschappen

NEN 10811-1-2:1996 en;fr Elektrische leidingen - Isolatie- en mantelmaterialen - 
Gemeenschappelijke beproevingsmethoden - Deel 1: Algemene toepassing 
- Sectie 2: Thermische veroudering

NEN 10811-1-3:1996 en;fr Elektrische leidingen - Isolatie- en mantelmaterialen - 
Gemeenschappelijke beproevingsmethoden - Deel 1: Algemene toepassing 
- Sectie 3: Dichtheid - Waterabsorptie - Krimp

NEN 10811-1-4:1996 en;fr Elektrische leidingen - Isolatie- en mantelmaterialen - 
Gemeenschappelijke beproevingsmethoden - Deel 1: Methoden voor 
algemene toepassing - Sectie 4: Beproevingen bij lage temperatuur

NEN 10811-3-1:1996/A1:1996 en Elektrische leidingen - Isolatie- en Mantelmaterialen - 
Gemeenschappelijke beproevingsmethoden - Deel 3: Methoden voor PVC 
- Sectie 1: Doordrukproef bij hoge temperatuur - Weerstand tegen barsten

NEN 10811-3-1:1996 en;fr Elektrische leidingen - Isolatie- en Mantelmaterialen - 
Gemeenschappelijke beproevingsmethoden - Deel 3: Methoden voor PVC 
- Sectie 1: Doordrukproef bij hoge temperatuur - Weerstand tegen barsten

NEN 10811-3-2:1996 en;fr Elektrische leidingen - Isolatie- en Mantelmaterialen - 
Gemeenschappelijke beproevingsmethoden - Deel 3: Methoden voor PVC 
- Sectie 2: Massaverlies - Thermische stabiliteit

NEN 10918:1993 en Met PVC geïsoleerde bandkabel met een steekafstand van 1,27 mm, 
geschikt voor aansluiting met behulp van isolatie-verdringende 
krimptechniek

NEN 10949:1989 en;fr Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare kortsluitstromen

NEN 15013-2:1971/A1:1981 nl Aanvulling op NEN 15013-2 - Leidingen met aderisolatie van 
polyvinylchloride voor vaste aanleg

NEN 15013-2:1971 nl Leidingen met aderisolatie van polyvinylchloride voor vaste aanleg
NEN 15013-2:1971 en Leidingen met aderisolatie van polyvinylchloride voor vaste aanleg
NEN 15013-2:1971/C1:1972 nl Leidingen met aderisolatie van polyvinylchloride voor vaste aanleg
NEN-IEC 60050-461:1985/A2:1999 
en;fr;ru

Internationale elektrotechnische woordenlijst - Hoofdstuk 461: Elektrische 
kabels en -leidingen

NEN-IEC 60092-350:2008 en Elektrische installaties in schepen - Algemene constructies en 
beproevingsmethoden van vermogen, besturing en instrumentatie kabels 
voor toepassingen aan boord en buitengaats

NEN-IEC 60092-351:2004 en Elektrische installaties aan boord van schepen - Deel 351: 
Isolatiematerialen voor verplaatsbare en vaste installaties aan boord van 
schepen voor kracht-, besturing-, instrumentatie-, telecommunicatie- en 
kabels voor gegevenscontrole

NEN-IEC 60092-352:2006 en Elektrische installaties aan boord van schepen - Deel 352: Keuze en 
installatie van kabels voor laagspanningsvoedingssystemen

NEN-IEC 60092-353:2001/A1:2001 en;fr Elektrische installaties aan boord van schepen - Deel 353: Eénaderige en 
meeraderige sterkstroomkabels zonder radiaal veld met isolatie van 
geëxtrudeerde kunststof en met een toegekende spanning van 1 kV en 3 
kV

NEN-IEC 60092-354:2003 en Elektrische installaties aan boord van schepen - Deel 354: Éenaderige en 
drie-aderige sterkstroomkabels met isolatie van geëxtrudeerde kunststof 
met een toegekende spanning van 6 kV tot 30 kV

Pagina 149 van 353



NEN-IEC 60092-359:1999/A1:1999 en;fr Elektrische installaties aan boord van schepen - Deel 359: 
Mantelmaterialen voor scheepsinstallaties en communicatieleidingen

NEN-IEC 60092-359:1999 en;fr Elektrische installaties aan boord van schepen - Deel 359: 
Mantelmaterialen voor scheepsinstallaties en communicatieleidingen

NEN-IEC 60092-359:1999/A2:1999 en;fr Elektrische installaties aan boord van schepen - Deel 359: 
Mantelmaterialen voor scheepsinstallaties en communicatieleidingen

NEN-IEC 60092-376:2003 en Elektrische installaties aan boord van schepen - Deel 376: Kabels voor 
besturings- en instrumentatiestroomketens 150/250 V (300 V)

NEN-IEC 60189-1:2007 en Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath - 
Part 1: General test and measuring methods

NEN-IEC 60189-2:2007 en Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath - 
Part 2: Cables in pairs, triples, quads and quintuples for inside 
installations

NEN-IEC 60189-3:2007 en Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath - 
Part 3: Equipment wires with solid or stranded conductor wires, PVC 
insulated, in singles, pairs and triples

NEN-EN-IEC 60228:2005/C11:2005 en Geleiders van geïsoleerde elektrische leidingen
NEN-EN-IEC 60228:2005 en;fr Geleiders van geïsoleerde elektrische leidingen
NEN-EN-IEC 60229:2008 en Elektrische leidingen - Beproeving van geëxtrudeerde mantels met een 

speciale beschermingsfunctie
NEN-EN-IEC 60230:2002 en;fr Stootspanningsproeven aan kabels en hun garnituren
NEN-IEC 60287-1-1:2007 en Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare stroom - Deel 1-

1: Berekeningsmethode voor de continu toelaatbare stroom en voor de 
verliezen - Algemeen

NEN-IEC 60287-1-3:2002 en;fr Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare stroom - Deel 1-
3: Berekeningsmethode voor de continu toelaatbare stroom en voor de 
verliezen - Stroomverdeling tussen parallelle eenaderige kabelcircuits en 
berekening van de bijbehorende mantelverliezen door rondgaande stromen

NEN-IEC 60287-2-1:1995/A2:2008 en;fr Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare stroom - Deel 2-
1: Thermische weerstand - Berekening van de thermische weerstand

NEN-IEC 60287-2-
1:1995/A2:2008/C1:2008 en;fr

Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare stroom - Deel 2-
1: Thermische weerstand - Berekening van de thermische weerstand

NEN-IEC 60287-2-1:1995/A1:2001 en;fr Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare stroom - Deel 2-
1: Thermische weerstand - Berekening van de thermische weerstand

NEN-IEC 60287-3-1:1996/A1:1999 en;fr Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare stroom. Deel 3-
1: Secties over omgevingsomstandigheden - Referentie-
omgevingsomstandigheden en keuze van het kabeltype

NEN-IEC 60287-3-3:2007 en;fr Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare stroom - Deel 3-
3: Secties over uitwendige invloeden - Leidingen die uitwendige lineaire 
warmtebronnen kruisen

NEN-EN-IEC 60332-1-1:2005 en;fr Beproeving van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag 
bij brand - Deel 1-1: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij 
een enkele geïsoleerde draad of enkele leiding - Beproevingsinrichting

NEN-EN-IEC 60332-1-2:2005 en;fr Beproeving van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag 
bij brand - Deel 1-2: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij 
een enkele geïsoleerde draad of enkele leiding - 1 kW-vlam met gas-
luchtmengsel

NEN-EN-IEC 60332-1-3:2005 en;fr Beproeving van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag 
bij brand - Deel 1-3: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij 
een enkele geïsoleerde draad of enkele leiding - Procedure voor de 
beoordeling van brandende druppeltjes/deeltjes
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NEN-EN-IEC 60332-2-1:2005 en;fr Beproeving van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag 
bij brand - Deel 2-1: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij 
een enkele dunne geïsoleerde draad of enkele dunne leiding - 
Beproevingsinrichting

NEN-EN-IEC 60332-2-2:2005 en;fr Beproeving van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag 
bij brand - Deel 2-2: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij 
een enkele dunne geïsoleerde draad of enkele dunne leiding - Procedure 
met lichtgevende vlam

NEN-EN-IEC 60332-3-10:2009 en Beproeving van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag 
bij brand - Deel 3-10: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij 
verticaal geïnstalleerde gebundelde leidingen - Apparatuur

NEN-EN-IEC 60332-3-21:2009 en;fr Beproeving van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag 
bij brand - Deel 3-21: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij 
verticaal geïnstalleerde gebundelde leidingen - Categorie A F/R

NEN-EN-IEC 60332-3-22:2009 en Beproevingen van elektrische leidingen en optische leidingen op het 
gedrag bij brand - Deel 3-22: Beproeving van de verticale 
brandvoortplanting bij verticaal geïnstalleerde gebundelde leidingen - 
Categorie A

NEN-EN-IEC 60332-3-23:2009 en Beproeving van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag 
bij brand - Deel 3-23: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij 
verticaal geïnstalleerde gebundelde leidingen - Categorie B

NEN-EN-IEC 60332-3-24:2009 en Beproevingen van elektrische leidingen en optische leidingen op het 
gedrag bij brand - Deel 3-24: Beproeving van de verticale 
brandvoortplanting bij verticaal geïnstalleerde gebundelde leidingen - 
Categorie C

NEN-EN-IEC 60332-3-25:2009 en Beproevingen van elektrische leidingen en optische leidingen op het 
gedrag bij brand - Deel 3-25: Beproeving van de verticale 
brandvoortplanting bij verticaal geïnstalleerde gebundelde leidingen - 
Categorie D

NPR-IEC/TR 60649:2007 en Calculation of maximum external diameter of cables for indoor 
installations

NEN-EN-IEC 60702-1:2002 en;fr Kabels met minerale isolatie en hun aansluitingen met een nominale 
spanning tot en met 750 V - Deel 1: Kabels

NEN-EN-IEC 60702-2:2002 en;fr Kabels met minerale isolatie en hun aansluitingen met een toegekende 
spanning tot en met 750 V - Deel 2: Aansluitingen

NEN-EN-IEC 60708:2005 en Low-frequency cables with polyolefin insulation and moisture barrier 
polyolefin sheath

NPR-IEC 60724:2001 en;fr Kabels met een toegekende spanning van 1 kV en 3 kV - Toelaatbare 
temperaturen bij kortsluiting

NPR-IEC 60724:2000/A1:2008 en Kabels met een toegekende spanning van 1 kV en 3 kV - Toelaatbare 
temperaturen bij kortsluiting

NEN-EN-IEC 60799:1998 en;fr Elektrotechnisch installatiematerieel - Snoerstellen en 
doorverbindingssnoerstellen

NEN-EN-IEC 60811-1-1:1996/A1:2001 
en;fr

Elektrische- en optische leidingen - Isolatie- en mantelmaterialen - 
Gangbare beproevingsmethoden - Deel 1-1: Algemene toepassing - Dikten 
en buitenafmetingen - Mechanische eigenschappen

NEN-EN-IEC 60811-1-2:1996/A2:2001 
en;fr

Elektrische leidingen - Isolatie- en mantelmaterialen - 
Gemeenschappelijke beproevingsmethoden - Deel 1: Algemene toepassing 
- Sectie 2: Thermische veroudering

NEN-EN-IEC 60811-1-3:1996/A1:2001 en Elektrische en optische leidingen - Isolatie- en mantelmaterialen - 
Gangbare beproevingsmethoden - Deel 1-3: Algemene toepassing - 
Dichtheid - Waterabsorptie - Krimp
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NEN-EN-IEC 60811-1-4:1996/A2:2001 
en;fr

Elektrische en optische leidingen - Isolatie- en mantelmaterialen - 
Gangbare beproevingsmethoden - Deel 1-4: Algemene toepassing - 
Proeven bij lage temperatuur

NEN-EN-IEC 60811-2-1:1999 en;fr Elektrische en optische leidingen - Isolatie- en mantelmaterialen - 
Gemeenschappelijke beproevingsmethoden - Deel 2-1: Methoden voor 
elastomeren - Bestandheid tegen ozon - Rekproef bij hoge temperatuur - 
Bestandheid tegen minerale olie

NEN-EN-IEC 60811-2-1:1999/A1:2001 
en;fr

Elektrische en optische leidingen - Isolatie- en mantelmaterialen - 
Gangbare beproevingsmethoden - Deel 2-1: Methoden voor elastomeren - 
Bestandheid tegen ozon, rekproef bij hoge temperatuur en bestandheid 
tegen minerale olie

NEN-EN-IEC 60811-3-1:1996/A2:2001 en Elektrische en optische leidingen - Isolatie- en mantelmaterialen - 
Gangbare beproevingsmethoden - Deel 3: Methoden voor PVC - Sectie 1: 
Doordrukproef bij hoge temperatuur - Weerstand tegen barsten

NEN-EN-IEC 60811-3-2:1996/A2:2004 
en;fr

Elektrische en optische leidingen - Isolatie- en mantelmaterialen - 
Gangbare beproevingsmethoden - Deel 3-2: Methoden voor PVC - 
Massaverlies - Thermische stabiliteit

NEN-EN-IEC 60811-4-1:2004 en;fr Elektrische en optische leidingen - Isolatie- en mantelmaterialen - 
Gangbare beproevingsmethoden - Deel 4-1: Methoden voor polyetheen en 
polypropeen - Weerstand tegen omgevingsspanningscorrosie - Meting van 
de smeltindex - Meting van het gehalte aan roet en/of minerale vulstoffen 
in polyetheen door directe verbranding - Meting van het roetgehalte door 
thermogravimetrische analyse - Beoordeling van de roetverdeling in 
polyetheen met een microscoop

NEN-EN-IEC 60811-4-2:2004 en;fr Elektrische en optische leidingen - Isolatie- en mantelmaterialen - 
Gangbare beproevingsmethoden - Deel 4-2: Methoden voor polyetheen en 
polypropeen - Treksterkte en rek bij breuk na voorbehandeling bij 
verhoogde temperatuur - Wikkelproef na voorbehandeling bij verhoogde 
temperatuur - Wikkelproef na thermische veroudering in lucht - Meting 
van de massatoename - Proef ter bepaling van de stabiliteit op lange 
termijn - Beproevingsmethode voor de afbraak door oxidatie onder 
invloed van de katalytische werking van koper

NEN-EN-IEC 60811-5-1:1999/A1:2004 
en;fr

Elektrische en optische leidingen - Isolatie- en mantelmaterialen - 
Gangbare beproevingsmethoden - Deel 5-1: Methoden voor vulmassa's - 
Druppelpunt - Olieafscheiding - Brosheid bij lage temperatuur - Totaal 
zuurgetal - Afwezigheid van corrosieve bestanddelen - Permittiviteit bij 23 
°C.Soortelijke gelijkstroomweerstand bij 23 °C en 100 °C

NEN-EN-IEC 60811-5-1:1999 en;fr Elektrische en optische leidingen - Isolatie- en mantelmaterialen - 
Gangbare beproevingsmethoden - Deel 5-1: Methoden voor vulmassa's - 
Druppelpunt - Olieafscheiding - Brosheid bij lage temperatuur - Totaal 
zuurgetal - Afwezigheid van corrosieve bestanddelen - Permittiviteit bij 23 
°C.Soortelijke gelijkstroomweerstand bij 23 °C en 100 °C

NEN-IEC 60853-1:2002 en;fr Sterkstroomkabels - Berekening van de toelaatbare stroom bij cyclische 
belasting en bij incidentele tijdelijke belasting - Deel 1: Cyclische 
belasting van kabels tot en met 18/30 (36) kV

NEN-IEC 60853-1:2002/A1:2002 en;fr Sterkstroomkabels - Berekening van de toelaatbare stroom bij cyclische 
belasting en bij incidentele tijdelijke belasting - Deel 1: Cyclische 
belasting van kabels tot en met 18/30 (36) kV

NEN-IEC 60853-1:2002/A2:2008 en;fr Sterkstroomkabels - Berekening van de toelaatbare stroom bij cyclische 
belasting en bij incidentele tijdelijke belasting - Deel 1: Cyclische 
belasting van kabels tot en met 18/30 (36) kV
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NEN-IEC 60853-2:2007/A1:2008 en Sterkstroomkabels - Berekening van de toelaatbare stroom bij cyclische 
belasting en bij incidentele tijdelijke belasting - Deel 2: Cyclische 
belasting van kabels hoger dan 18/30 (36) kV en incidentele belasting van 
kabels bij alle spanningen

NEN-IEC 60853-2:2007 en;fr Sterkstroomkabels - Berekening van de toelaatbare stroom bij cyclische 
belasting en bij incidentele tijdelijke belasting - Deel 2: Cyclische 
belasting van kabels hoger dan 18/30 (36) kV en incidentele belasting van 
kabels bij alle spanningen

NEN-IEC 60853-3:2002 en;fr Sterkstroomkabels - Berekening van de toelaatbare stroom bij cyclische 
belasting en bij incidentele tijdelijke belasting - Deel 3: Cyclische 
belasting van kabels voor alle spanningen, bij gedeeltelijke uitdroging van 
de grond

NEN-EN-IEC 60885-2:2003 en;fr Elektrische beproevingsmethoden voor elektrische leidingen - Deel 2: 
Beproevingsmethoden voor het meten van partiële ontladingen aan korte 
lengten van kabels met geëxtrudeerde isolatie

NEN-EN-IEC 60885-3:2003 en;fr Elektrische beproevingsmethoden voor elektrische leidingen - Deel 3: 
Beproevingsmethoden voor het meten van partiële ontladingen aan korte 
en lange lengten van kabels met geëxtrudeerde isolatie

NEN-IEC 60949:1989/A1:2008 en Berekening van de toelaatbare kortsluitstromen, rekening houdend met 
non-adiabatische warmte-effecten

NPR-IEC 60986:2001 en;fr Kabels met een toegekende spanning van 6 kV tot en met 30 kV - 
Toelaatbare temperaturen bij kortsluiting

NPR-IEC 60986:2001/A1:2008 en Kabels met een toegekende spanning van 6 kV tot en met 30 kV - 
Toelaatbare temperaturen bij kortsluiting

NEN-EN-IEC 61034-1:2006 en;fr Rookdichtheidsmeting bij verbranding van elektrische leidingen onder 
gedefinieerde omstandigheden - Deel 1: Beproevingsinrichting

NEN-EN-IEC 61034-2:2006 en;fr Rookdichtheidsmeting bij verbranding van elektrische leidingen bij 
verbranding onder gedefinieerde omstandigheden - Deel 2: 
Beproevingsprocedure en -eisen

NEN-EN-IEC 61138:2008 en Elektrische leidingen voor draagbare aardings- en kortsluitapparatuur
NEN-EN-IEC 61238-1:2003 en;fr Persklemmen en andere mechanische verbindingsklemmen voor 

sterkstroomkabels met een toegekende spanning tot en met 36 kV 
(Um=42kV) - Deel 1: Beproevingsmethoden en eisen

NEN-EN-IEC 61442:2005 en;fr Beproevingsmethoden voor garnituren voor sterkstroomkabels met een 
toegekende spanning van 6 kV (Um = 7,2 kV) tot 30 kV (Um = 36 kV)

NPR-IEC 61443:1999/A1:2008 en Kabels met een toegekende spanning hoger dan 30 kV - Toelaatbare 
temperaturen bij kortsluiting

NPR-IEC 61443:1999 en;fr Kabels met een toegekende spanning hoger dan 30 kV - Toelaatbare 
temperaturen bij kortsluiting

NEN-IEC 62067:2004/A1:2006 en;fr Sterkstroomkabels met geëxtrudeerde isolatie en hun garnituren met een 
toegekende spanning van 150 kV Um=170 kV) tot en met 500 kV 
Um=550 kV) - Beproevingsmethoden en eisen

NEN-IEC 62067:2004 en;fr Kabels met geëxtrudeerde isolatie en hun garnituren voor spanningen 
hoger dan 150 kV tot en met 500 kV - Beproevingsmethoden en eisen

NPR-IEC/TR 62095:2003 en Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare stroom - Eindige-
elementenmethode

CLC/TR 62125:2008 en Milieuverklaring van toepassing voor IEC TC 20 - Elektrische leidingen

NEN-EN-IEC 62230:2007 en;fr Elektrische leidingen - "Spark test"-methode
NEN 1597:1990 nl Laagfrequentkabels -draden en -snoeren - Kleurcodering voor aders en 

draden
NEN 2446:1976 nl Aanduiding van geïsoleerde en blanke elektrische leidingen door kleuren
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NEN 2446:1976/C1:1977 nl Aanduiding van geïsoleerde en blanke elektrische leidingen door kleuren

NEN 3093:1989 nl Laagfrequentkabels, -draden en -snoeren - Kleuren van isolatie en mantels

NPR 3107:1982 nl Papierloodkabels voor sterkstroom - Continu toelaatbare stroom
NPR 3107:1982/A2:2011 nl Papierloodkabels voor sterkstroom - Continu toelaatbare stroom
NEN 3172:1979 nl Papierloodkabels voor sterkstroom - Constructie en keuring
NEN 3172:1979 en Papierloodkabels voor sterkstroom - Constructie en keuring
NEN 3172:1979/A3:1999 nl Papierloodkabels voor sterkstroom - Constructie en keuring
NEN 3194:1980 nl Rond koperdraad en kabel uit rond koperdraad
NEN 3207:1990/A2:2000 nl Geïsoleerde leidingen voor sterkstroom - Systemen voor de aanduiding 

van leidingtypen
NEN 3207:1990 nl Geïsoleerde leidingen voor sterkstroom - Systemen voor de aanduiding 

van leidingtypen
NEN 3207:1990 en Geïsoleerde leidingen voor sterkstroom - Systemen voor de aanduidingen 

van leidingtypen
NEN 3356:1972/A1:1974 en Aanvulling op NEN 3356 - Elektrische scheepskabels voor licht-, kracht- 

en besturingsinstallaties, geïsoleerd met gevulcaniseerde polyetheen en 
etheen-propeen rubber, klasse CS 85

NEN 3356:1972 en Elektrische scheepskabels voor licht-, kracht- en besturingsinstallaties - 
geïsoleerd met gevulcaniseerde polyetheen en etheen-propeen rubber, 
klasse CS 85

NEN 3383:1973 en Elektrische scheepskabels voor instrumentatie en communicatie
NEN 3400:1987 en Scheepskabels voor licht-, kracht- en besturingsinstallaties met een isolatie 

van gevulcaniseerde polyetheen in moeilijk brandbare uitvoering (RFP) en 
een nominale spanning tot en met 0,6/1 kV

NEN 3430:1987 en Halogeenvrije (HF) scheepskabels voor licht-, kracht- en 
besturingsinstallaties, met een isolatie van gevulcaniseerde polyetheen in 
moeilijk brandbare uitvoering en met geringe rookontwikkeling en een 
nominale spanning tot en met 1,2/2 kV

NVN 3603:2003 nl Kabels voor spanningen van 6 kV en hoger - Kabels met geïntegreerde 
optische vezels

NEN 3607:1998 en Kabels met veel aders en met veel aderparen voor aanleg boven en in de 
grond

NEN 3616:2001/C1:2004 nl Distributiekabels met een nominale spanning van 0,6/1 kV
NEN 3616:2001 nl Distributiekabels met een nominale spanning van 0,6/1 kV
NEN 3617:2003 nl Sterkstroomkabels met XLPE-isolatie en PVC-mantel, met bijzondere 

eigenschappen bij brand en met een nominale spanning van 0,6/1 kV

NEN 3617:2003/A1:2004 nl Sterkstroomkabels met XLPE-isolatie en PVC-mantel, met bijzondere 
eigenschappen bij brand en met een nominale spanning van 0,6/1 kV

NEN 3618:2003 nl Halogeenvrije sterkstroomkabels met bijzondere eigenschappen bij brand 
en met een nominale spanning van 0,6/1 kV

NEN 3618:2003/A1:2004 nl Halogeenvrije sterkstroomkabels met bijzondere eigenschappen bij brand 
en met een nominale spanning van 0,6/1 kV

NEN 3619:2002/A2:2007 nl;en Sterkstroomkabels - Aanvullende beproevingsmethoden
NEN 3619:2002 nl;en Sterkstroomkabels - Aanvullende beproevingsmethoden
NEN 3620:2003/C1:2003 nl Kabels geïsoleerd met vernet polyetheen voor spanningen van 6 kV tot en 

met 30 kV
NEN 3620:2003 nl Kabels geïsoleerd met vernet polyetheen voor spanningen van 6 kV tot en 

met 30 kV
NPR 3626:1994 nl Kabels geïsoleerd met vernet polyetheen voor spanningen van 6 kV tot en 

met 30 kV - Continu toelaatbare stroom en thermisch toelaatbare 
kortsluitstroom
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NPR 3626:1994/A2:2011 nl Kabels geïsoleerd met vernet polyetheen voor spanningen van 6 kV tot en 
met 30 kV - Continu toelaatbare stroom en thermisch toelaatbare 
kortsluitstroom

NPR 3627:1998/A1:2004 nl Het gebruik van geharmoniseerde leidingen voor laagspanning
NPR 3627:1998 nl Het gebruik van geharmoniseerde leidingen voor laagspanning
NTA 8012:2003 nl Beperking van schade als gevolg van brand van en via de elektrische 

leidingen in de elektrische installatie
NTA 8120:2009 nl Assetmanagement - Eisen aan een veiligheids-, kwaliteits- en 

capaciteitsmanagementsysteem voor het elektriciteits- en gasnetbeheer

NEN-EN 50080:1994 en RF karakteristieken van MAC AM-RZB kabelontvangers
NEN-EN 50083-2:2006 en Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en interactieve diensten -

Deel 2: Elektromagnetische compatibiliteit voor uitrusting
NPR-CLC/TR 50083-5-1:2009 en Kabelnetwerken voor televisiesignalen, geluidssignalen en interactieve 

diensten -Deel 5-1: IP gateways en interfaces voor headends

NEN-EN 50083-8:2002 en Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en interactieve diensten -
Deel 8: Elektromagnetische compatibiliteit van netwerken

NEN-EN 50083-8:2002/A11:2008 en Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en interactieve diensten -
Deel 8: Elektromagnetische compatibiliteit voor netwerken

NEN-EN 50083-9:2003 en Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en interactieve diensten -
Deel 9: Interfaces voor CATV/SMATV ontvangststations en soortgelijke 
professionele apparatuur voor overdracht van DVB/MPEG-2 signalen

NPR-CLC/TR 50083-10-1:2009 en Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en interactieve diensten -
Deel 10-1: Richtlijnen voor de implementatie van retourpaden in 
kabelnetwerken

NPR-CLC/TR 50460:2005 en Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en interactieve diensten -
Systeemleidraad voor analoge, optische overdrachtssystemen

NEN-EN 50529-1:2010 en Geleide transmissie netwerken - Deel 1: Telecommunicatie lijnen
NEN-EN 50529-2:2010 en Geleide transmissie netwerken - Deel 2: Coaxiale kabels (CaTV-based)

TBR 15:1997 en Zakelijke telecommunicatie (BTC) - Open Network Provision (ONP) - 
Technische eisen - Tweedraads analoge huurlijnen met bandbreedte voor 
normale en bijzondere spraakkwaliteit (A20 en A2S) - Koppelingseisen 
voor eindapparatuurinterface (CTR 15:1997)

NEN-EN-IEC 60728-1:2008 en Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en interactieve diensten -
Deel 1: Systeemprestaties van voorwaarts paden

NEN-IEC 60728-2:2010 en Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en interactieve diensten -
Deel 2: Elektomagnetische compabiliteit voor apparatuur

NEN-EN-IEC 60728-3:2011 en Kabeldistributiesystemen voor televisiesignalen, geluidsignalen en 
interactieve diensten - Deel 3: Actieve breedbandapparatuur voor 
distributienetten

NEN-EN-IEC 60728-4:2008 en Kabelnetwerken voor televisie en geluidsignalen en interactieve diensten - 
Deel 4: Passieve breedband apparatuur voor coaxiale kabelwerken

NEN-EN-IEC 60728-5:2008 en Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en interactie ve diensten -
Deel 5: Apparatuur voor kopstations

NEN-EN-IEC 60728-6:2011 en Kabeldistributiesystemen voor televisiesignalen, geluidsignalen en 
interactieve diensten - Deel 6: Optische toestellen

NEN-EN-IEC 60728-10:2006 en Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en interactieve diensten -
Deel 10: Gebruikseigenschappen voor retourpaden

33.060.40 - Kabeldistributiesystemen
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NEN-EN-IEC 60728-11:2010 en Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en interactieve diensten -
Deel 11: Veiligheid

NVN 5175:2000 nl Technische richtlijnen voor Centrale antenne-inrichtingen (CAI)

NPR-CLC/TR 50378-2-1:2009 en Passive Components to be used in optical fibre communication systems - 
Product specifications - Part 2-1: SC(SC2)-PC connector-type fixed 
optical attenuators using IEC 60793-2 Catergory B1.1 singlemode fibre

NPR-ES 59012:2001 en Toekomstige netwerken en benodigde glasvezels
ETR 248:1996 en Transmission and multiplexing (TM) - Use of single-mode fibre in the 

access network
NEN 10050-731:1992 en;fr;ru;es Internationale Elektrotechnische Woordenlijst - Hoofdstuk 731: 

Glasvezelcommunicatie
NEN-EN-IEC 60728-13:2010/C1:2010 en Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en interactieve diensten -

Deel 13: Optische systemen voor omroepuitzendingsignalen

NEN-EN-IEC 60728-13:2010 en Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en interactieve diensten -
Deel 13: Optische systemen voor omroepuitzendingsignalen

NEN-EN-IEC 60794-2-20:2010 en Optische vezelkabels - Deel 2-20: Binnenkabels - Familiespecificatie voor 
optische multi-vezel distributiekabels

NEN-EN-IEC 60825-2:2004/A1:2007 en Veiligheid van laserproducten - Deel 2: Veiligheid van 
communicatiesystemen met optische vezels (OFCS)

NEN-EN-IEC 60825-2:2004 en Veiligheid van laserproducten - Deel 2: Veiligheid van 
communicatiesystemen met optische vezels (OFCS)

NEN-EN-IEC 60825-2:2004/A2:2010 en Veiligheid van laserproducten - Deel 2: Veiligheid van 
communicatiesystemen met optische vezels (OFCS)

NPR-IEC/TR 60825-17:2010 en Veiligheid van laserproducten - Deel 17: Veiligheidsaspecten gebruikt 
voor passieve optische componenten en kabels in communicatiesystemen 
met optische vezels met een hoog vermogen

NEN-EN-IEC 61280-1-1:1998 en;fr Beproevingsprocedures voor optische-vezel-
telecommunicatiesubsystemen - Deel 1-1: Beproevingsprocedures voor 
algemene communicatiesubsystemen - Meting van het stralingsvermogen 
van emitters gekoppeld aan monomodusvezelkabels

NEN-EN-IEC 61280-1-3:2010 en Beproevingsprocedures voor optische-vezel-
telecommunicatiesubsystemen - Deel 2-1: Digitale systemen - 
Gevoeligheid van de ontvanger en meting van overbelasting

NEN-EN-IEC 61280-1-4:2010 en Beproevingsprocedures voor optische-vezel-
telecommunicatiesubsystemen - Deel 1-4: Beproevingsprocedures voor 
algemene communicatiesubsystemen - Meetmethode - Lichtbronnen

NEN-EN-IEC 61280-2-1:2010 en Beproevingsprocedures voor optische-vezel-
telecommunicatiesubsystemen - Deel 2-1: Digitale systemen - 
Gevoeligheid van de ontvanger en meting van overbelasting

NEN-EN-IEC 61280-2-3:2009/C11:2010 
en

Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 2-3: Digital 
systems - Jitter and wander measurements

NEN-EN-IEC 61280-2-4:1998 en;fr Beproevingsprocedures voor optische-vezel-
telecommunicatiesubsystemen - Deel 2-4: Beproevingsprocedures voor 
digitale systemen - Meting van de tolerantie op de bitsnelheid

NEN-EN-IEC 61280-2-10:2005 en;fr Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 2-10: Digital 
systems - Time-resolved chirp and alpha-factor measurement of laser 
transmitters

NEN-EN-IEC 61280-4-1:2009 en Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed 
cable plant - Multimode attenuation measurement

33.180.01 - Communicatiesystemen met optische vezels, algemeen
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NEN-EN-IEC 61280-4-2:1999 en;fr Beproevingsprocedures voor optische-vezel-
telecommunicatiesubsystemen - Deel 4-2: Optische-vezeluitrusting - 
Verzwakking van enkelvoudige optische-vezel-telecommunicatieuitrusting

NEN-EN-IEC 61280-4-4:2006 en Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 4-4: Cable 
plant and links - Polarization mode dispersion measurement for installed 
links

NEN-EN-IEC 61281-1:1999 en;fr Optische-vezelcommunicatiesubsystemen - Deel 1: Algemene specificatie

NPR-IEC/TR 61282-1:2000 en;fr Leidraad voor het ontwerp van optische-vezelcommunicatiesysteem - Deel 
1: Enkelvoudige digitale en analoge systemen

NPR-IEC/TR 61282-2:2003 en Leidraad voor het ontwerp van optische-vezelcommunicatiesysteem - Deel 
2: Multimodus en monomodus - Gbit/s toepassingen - Gigabite ethernet

NPR-IEC/TR 61282-3:2006 en Fibre optic communication system design guides - Part 3: Calculation of 
link polarization mode dispersion

NPR-IEC/TR 61282-4:2003 en Leidraad voor het ontwerp van optische-vezelcommunicatiesysteem - Deel 
4: Vrijetijd en plaats van niet-lineair effecten

NPR-IEC/TR 61282-7:2003 en;fr Leidraad voor het ontwerp van optische-vezelcommunicatiesysteem - Deel 
7: Statistische calculatie van chromatische dispersie

NPR-IEC/TS 61282-8:2006 en Fibre optic communication system design guides - Part 8: Calculating 
dispersion penalty from measured time-resolved chirp data

NPR-IEC/TR 61282-9:2006 en Fibre optic communication system design guides - Part 9: Guidance on 
polarization mode dispersion measurements and theory

NEN-EN-IEC 61744:2006 en;fr Calibration of fibre optic chromatic dispersion test sets
NEN-IEC 61745:1999 en;fr Eindvlak-beeldanalyse procedure voor de calibratie van glasvezel 

geometrische beproevingsreeksen
NEN-EN-IEC 61746:2005 en;fr Calibration of optical time-domain reflectometers (OTDR)
NEN-EN-IEC 61746-1:2011 en Calibration of Optical Time-Domain Reflectometers (OTDR) - Part 1: 

OTDR for single-mode fibres
NEN-EN-IEC 61746-2:2011 en Calibration of optical time-domain reflectometers (OTDR) - Part 2: OTDR 

for multimode fibres
NEN-EN-IEC 61756-1:2006 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive components - Interface 

standard for fibre management systems - Part 1: General and guidance

NEN-IEC 61930:1998 en;fr Grafische symbolen voor optische vezels
NEN-IEC 61931:1998 en;fr Glasvezels - Terminologie
NPR-IEC/TS 61941:2000 en;fr Optische vezels - Technieken voor de meting van polarisatiedispersie van 

enkelvoudige optische vezels
NEN-EN-IEC 61978-1:2010 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic 

passive chromatic dispersion compensators - Part 1: Generic specification

NEN-EN-IEC 62007-1:2009 en Opto-elektronische halfgeleiderelementen voor toepassing in optische-
vezelsystemen - Deel 1: Specificatie template voor toegekende grootheden 
en essentiële karakteristieken

NEN-EN-IEC 62007-2:2009 en Opto-elektronische halfgeleiderelementen voor toepassing in optische-
vezelsystemen - Deel 2: Meetmethoden

NEN-EN-IEC 62074-1:2009 en Fibre optic interconnecting devices and passive components  - Fibre optic 
WDM devices - Part 1: Generic specification

NEN-EN-IEC 62148-2:2011 en Fibre optic active components and devices - Package and interface 
standards - Part 2: SFF 10-pin transceivers

NEN-EN-IEC 62148-5:2003 en;fr Actieve componenten en toebehoren voor optische vezels - Verpakkingen 
en interface standaarden - Deel 5: SC 1x9 optische vezels module
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NEN-EN-IEC 62343-1-3:2007 en;fr Dynamic modules - Part 1-3: Performance standards - Dynamic gain tilt 
equalizer with pigtails for use in controlled environments (Category C)

NEN-EN-IEC 62343-5-1:2009 en Dynamic modules - Test methods - Part 5-1: Dynamic gain tilt equalizer - 
Response time measurement

NEN-EN-IEC 62496-1:2009 en Optical circuit boards - Part 1: General
NEN-EN-IEC 62496-2-2:2011 en Optical circuit boards - Part 2-2: Measurements - Dimensions of optical 

circuit boards
NEN-EN-IEC 62496-3:2011 en Optical circuit boards - Part 3: Performance standards - General and 

guidance
NEN-EN-IEC 62496-3-1:2010 en Optical circuit boards - Performance standard - Part 3-1: Flexible optical 

circuit boards using unconnectorized optical glass fibres
NEN-EN-IEC 62496-4:2011 en Optical circuit boards - Part 4: Interface  standards - General and guidance

NPR-IEC/TS 62538:2008 en Categorization of optical devices
NEN-EN-IEC 62614:2010 en Fibre optics - Launch condition requirements for measuring multimode 

attenuation
NPR-IEC/TR 62627-03-01:2011 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Part 03-01: 

Reliability - Design of an acceptance test for fibre pistoning failure of 
connectors during temperature and humidity cycling: demarcation analysis

NEN-ISO/IEC 9314-21:2000 en Information technology - Fibre Distributed Data Interface (FDDI) - Part 
21: Abstract test suite for FDDI physical layer protocol conformance 
testing (PHY ATS)

NVN 5175:2000 nl Technische richtlijnen voor Centrale antenne-inrichtingen (CAI)

NPR-CLC/TS 50429:2005 en Optical fibre cables - Sewer cables - Family specification for cables to be 
installed in storm and sanitary sewers

NPR-CLC/TS 50430:2005 en Optical fibre cables - Gas pipe cables - Family specification for cables to 
be installed in high pressure gas pipes

NPR-CLC/TS 50431:2005 en Optical fibre cables - Drinking water pipe cables - Family specification for 
cables to be installed in drinking water pipes

NPR-CLC/TS 50433:2005 en Guidelines for paving the way for broadband "Broadband, 25 Mbit/s and 
more for All"

NEN-EN 50551-1:2011 en Simplex and duplex cables to be used for cords - Part 1: Blank Detail 
Specification and minimum requirements

NEN-EN 181000:1998 en Hoofdspecificatie: Aftakeenheden voor optische vezelkabels
NEN-EN 187000/A1:1995 en Hoofdspecificatie: Optische glasvezelkabels
NEN-EN 187000:1995 en Hoofdspecificatie: Optische glasvezelkabels
NEN-EN 187105:2002 en Family specification - Single mode optical fibre cable for duct/direct 

buried installation - Product Specifications
NEN-EN 187200:2001 en Groepsspecificatie: Optische kabels voor gebruik langs 

hoogspanningskabels
NEN-EN 188000:1996 en Hoofdspecificatie - Optische glasvezels
NEN 10794-1:1997 en Optische vezelkabels - Deel 1: Hoofdspecificatie
NEN-EN-IEC 60793-1-1:2008 en Optical fibres - Part 1-1: Measurement methods and test procedures - 

General and guidance
NEN-IEC 60793-1-2:1999 en;fr Optische vezels - Deel 1: Hoofdspecificatie - Sectie 2: Meetmethoden 

voor afmetingen
NEN-IEC 60793-1-2:1999/A1:1999 en;fr Optische vezels - Deel 1: Hoofdspecificatie - Sectie 2: Meetmethoden 

voor afmetingen
NEN-IEC 60793-1-2:1999/A2:2000 en;fr Optische vezels - Deel 1-2: Hoofdspecificatie - Meetmethoden voor 

afmetingen
NEN-IEC 60793-1-3:2000 en;fr Optische vezels - Deel 1-3: Hoofdspecificatie - Meetmethoden voor 

mechanische eigenschappen

33.180.10 - Vezels en kabels
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NEN-EN-IEC 60793-1-20:2005 en;fr Optical fibres - Part 1-20: Measurement methods and test procedures - 
Fibre geometry

NEN-EN-IEC 60793-1-21:2006 en;fr Optical fibres - Part 1-21: Measuring methods and test procedures - 
Coating geometry

NEN-EN-IEC 60793-1-22:2006 en;fr Optical fibres - Part 1-22: Measuring methods and test procedures - 
Length measurement

NEN-EN-IEC 60793-1-30:2011 en Optische vezels: Deel 1-30: Meet-en beproevingsprocedures - 
Vezelvastheidbeproeving

NEN-EN-IEC 60793-1-31:2010 en Optical fibres - Part 1-31: Measurement methods and test procedures - 
Tensile strength

NEN-EN-IEC 60793-1-32:2011 en Optical fibres - Part 1-32: Measurement methods and test procedures - 
Coating strippability

NEN-EN-IEC 60793-1-33:2002 en;fr Optische vezels - Deel 1-33: Meet-en beproevingsprocedures - 
Gevoeligheid voor stresscorrosie

NEN-EN-IEC 60793-1-34:2006 en Optical fibres - Part 1-34: Measument methods and test procedures - Fibre 
curl

NEN-EN-IEC 60793-1-40:2004 en;fr Optische vezels - Deel 1-40: Meetmethoden en beproevingsprocedures - 
Verzwakking

NEN-EN-IEC 60793-1-41:2010 en Optical fibres - Part 1-41: Measurement methods and test procedures - 
Bandwidth

NEN-EN-IEC 60793-1-42:2007 en Optical fibres - Part 1-42: Measuring methods and test procedures - 
Chromatic dispersion

NEN-EN-IEC 60793-1-43:2002 en;fr Optische vezels - Deel 1-43: Meetmethoden en beproevingsmethoden - 
Numerieke openingen

NEN-EN-IEC 60793-1-44:2011 en Optical fibres - Part 1-44: Measurement methods and test procedures - Cut-
off wavelength

NEN-EN-IEC 60793-1-45:2004 en;fr Optische vezels: Deel 1-32: Meet-en beproevingsprocedures - Gebruik van 
omgevingsdiameter

NEN-EN-IEC 60793-1-45:2004/C11:2004 
en;fr

Optische vezels: Deel 1-45: Meet-en beproevingsprocedures - Gebruik van 
omgevingsdiameter

NEN-EN-IEC 60793-1-46:2002 en;fr Optische vezels - Deel 1-46: Meetmethoden en beproevingsmethoden - 
Controleren van veranderingen in optische geleiding

NEN-EN-IEC 60793-1-47:2009 en Optical fibres - Part 1-47: Measurement methods and test procedures - 
Macrobending loss

NEN-EN-IEC 60793-1-48:2008 en;fr Optical fibres - Part 1-48: Measurement methods and test procedures - 
Polarization mode disperson

NEN-EN-IEC 60793-1-49:2006 en Optical fibres - Part 1-49: Measurement methods and test procedures - 
Differential mode delay

NEN-EN-IEC 60793-1-50:2002 en;fr Optische vezels - Deel 1-50: Meetmethoden en beproevingsmethoden - 
Hoofdspecificatie - Vochtige-warmteproef (stationaire omstandigheden)

NEN-EN-IEC 60793-1-51:2002 en;fr Optische vezels - Deel 1-51: Meetmethoden en beproevingsmethoden - 
Droge-warmteproef (stationaire omstandigheden)

NEN-EN-IEC 60793-1-52:2002 en;fr Optische vezels - Deel 1-52: Meetmethoden en beproevingsmethoden - 
Wijziging van temperatuurproeven

NEN-EN-IEC 60793-1-53:2002 en;fr Optische vezels - Deel 1-53: Meetmethoden en beproevingsmethoden - 
Onderdompelproef in water

NEN-EN-IEC 60793-1-54:2003 en;fr Optische vezels - Deel 1-54: Meetmethoden en beproevingsprocedures - 
Gammastraling

NEN-EN-IEC 60793-2:2008 en Optical fibres - Part 2: Product specifications - General
NEN-EN-IEC 60793-2-10:2011 en Optical fibres - Part 2-10: Product specifications - Sectional specification 

for category A1 multimode fibres
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NEN-EN-IEC 60793-2-20:2009 en Optical fibre cables - Part 2-20: Outdoor cables - Family specification for 
self-supporting aerial telecommunication cables

NEN-EN-IEC 60793-2-30:2009 en Optical fibre cables - Part 2-30: Product specifications - Sectional 
specification for category A3 multimode fibres

NEN-EN-IEC 60793-2-40:2011 en Optische vezels - Deel 2-40: Productspecificaties - Groepsspecificatie 
voor categorie A4 meervoudige optische vezels

NEN-EN-IEC 60793-2-50:2008 en Optical fibres - Part 2-50: Product specifications - Sectional specification 
for class B single-mode fibres

NEN-EN-IEC 60793-2-60:2008 en Optical fibres - Part 2-60: Product specifications - Sectional specification 
for category C single mode intraconnection fibres

NEN-EN-IEC 60794-1-1:2002 en;fr Optische vezelkabels - Deel 1-1: Hoofdspecificatie - Algemeen
NEN-EN-IEC 60794-1-2:2003 en;fr Optische vezelkabels - Deel 1-2: Hoofdspecificatie - 

Basisbeproevingsprocedures voor optische kabels
NEN-EN-IEC 60794-2:2003 en;fr Optische vezelkabels - Deel 2: Binnenkabels - Groepsspecificatie
NEN-EN-IEC 60794-2-10:2003 en;fr Optische vezelkabels - Deel 2-10: Binnenkabels - Familiespecificatie voor 

simplex en duplex kabels
NEN-EN-IEC 60794-2-11:2006 en Optical fibre cables - Part 2-11: Indoor cables - Detailed specification for 

simplex and duplex cables for use in premises cabling

NEN-EN-IEC 60794-2-21:2006 en Optical fibre cables - Part 2-21: Indoor cables - Detailed specification for 
multi-fibre optical distribution cables for use in premises cabling

NEN-EN-IEC 60794-2-30:2009 en Optical fibre cables - Part 2-30: Indoor cables - Family specification for 
fibre ribbon cables

NEN-EN-IEC 60794-2-31:2006 en Optical fibre cables - Part 2-31: Indoor cables - Detailed specification for 
optical fibre ribbon cables for use in premises cabling

NEN-EN-IEC 60794-2-40:2008 en Optical fibre cables - Part 2-40: Indoor optical fibre cables - Family 
specification for A4 fibre cables

NEN-EN-IEC 60794-2-41:2008 en Optical fibre cables - Part 2-41: Indoor cables - Product specification for 
simplex and duplex buffered A4 fibres

NEN-EN-IEC 60794-2-42:2008 en Optical fibre cables - Part 2-42: Indoor optical fibre cables - Product 
specification for simplex and duplex cables with A4 fibres

NEN-EN-IEC 60794-2-50:2008 en Optical fibre cables - Part 2-50: Indoor cables - Family specification for 
simplex and duplex cables for use in terminated cable assemblies

NEN-EN-IEC 60794-3:2002 en Optische vezelkabels - Deel 3: Groepsspecificatie - Buitenkabels
NEN-EN-IEC 60794-3-10:2009 en Optical fibre cables - Part 3-10: Outdoor cables - Family specification for 

duct, directly buried and lashed aerial optical telecommunication cables

NEN-EN-IEC 60794-3-11:2010 en Optical fibre cables - Part 3-11: Outdoor cables - Product specification for 
duct, directly buried and lashed aerial single-mode optical fibre 
telecommunication cables

NEN-EN-IEC 60794-3-12:2006 en Optical fibre cables - Part 3-12: Outdoor cables - Detailed specification for 
duct and directly buried optical telecommunication cables for use in 
premises cabling

NEN-EN-IEC 60794-3-20:2009 en Optical fibre cables - Part 3-20: Outdoor cables - Family specification for 
self-supporting aerial telecommunication cables

NEN-EN-IEC 60794-3-21:2006 en;fr Optical fibre cables - Part 3-21: Outdoor cables - Detailed specification for 
optical self-supporting aerial telecommunication cables for use in premises 
cabling

NEN-EN-IEC 60794-3-30:2008 en Optical fibre cables - Part 3-30: Outdoor cables - Family specification for 
ribbon cables

NEN-EN-IEC 60794-3-40:2009 en Optical fibre cables - Part 3-40: Outdoor cables - Family specification for 
sewer cables and conduits for installation by blowing and/or pulling in 
non-man accessible storm and sanitary sewers
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NEN-EN-IEC 60794-3-50:2009 en Optical fibre cables - Part 3-50: Outdoor cables - Family specification for 
gas pipe cables and subducts for installation by blowing and/or 
pulling/dragging in gas pipes

NEN-EN-IEC 60794-3-60:2009 en Optical fibre cables - Part 3-60: Outdoor cables - Family specification for 
drinking water pipe cables and subducts for installation by blowing and/or 
pulling/dragging/floating in drinking water pipes

NEN-EN-IEC 60794-4:2003 en;fr Optische vezelkabels - Deel 4: Groepsspecificatie - Optische hangkabels 
voor hoogspanningskabels

NEN-EN-IEC 60794-4-10:2008 en Optical fibre cables - Part 4-10: Aerial optical cables along electrical 
power lines - Familiy specification for OPGW (Optical Ground Wires)

NEN-EN-IEC 60794-5:2008 en Optical fibre cables - Part 5: Sectional specification - Microduct cabling 
for installation by blowing

NEN-EN-IEC 61280-2-8:2003 en Beproevingsprocedures voor optische-vezel-
telecommunicatiesubsystemen - Digitale systemen - Deel 2-8: Bepaling 
van laag BER met gebruik van Q-factor metingen

NEN-EN-IEC 61280-2-11:2006 en Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 2-11: Digital 
systems - Averaged Q-factor determination using amplitude histogram 
evaluation for optical signal quality monitoring

NEN-EN-IEC 61300-2-17:2011 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 2-17: Tests - Cold

NEN-EN-IEC 61315:2006 en;fr Calibration of fibre-optic power meters
NEN-EN-IEC 61753-031-3:2009 en Fibre optic interconnecting devices and passive components performance 

standard - Part 031-3: Non-connectorized single-mode 1×N and 2×N non-
wavelengthselective branching devices (NWBD) for Category U - 
Uncontrolled environment

NEN-IEC 61753-081-2:2009 en Fibre optic interconnecting devices and passive components performance 
standard - Part 081-2: Non-connectorized single-mode fibre optic middle-
scale 1 × N DWDM devices for category C - Controlled environments

NEN-EN-IEC 61753-086-2:2009 en Fibre optic interconnecting devices and passive components performance 
standard - Part 086-2: Non-connectorised single-mode bidirectional 1490 / 
1550 nm downstream 1310 nm upstream WWDM devices for category C - 
Controlled environment

NPR-IEC/TR 62000:2010 en Guideline for combining different single-mode fibres types
NPR-IEC/TS 62033:2000 en;fr Verzwakking heterogeniteit van optische vezels
NPR-IEC/TR 62048:2011 en Optical fibres - Reliability - Power law theory
NPR-IEC/TR 62221:2001 en;fr Optische vezels - Meetmethoden - Gevoeligheid van microbochten
NPR-IEC/TR 62245:2002 en;fr Optische vezels - Meetmethoden - Wikkelverlies bij A3 en A4 type vezels

NPR-IEC/TR 62283:2010 en Optical fibres - Guidance for nuclear radiation tests
NPR-IEC/TR 62284:2003 en;fr Effectieve luchtmeting van enkelvoudige optische vezels - Richtlijn
NPR-IEC/TR 62285:2005 en;fr Application guide for non-linear coefficient measuring methods
NPR-IEC/TR 62316:2007 en Guidance for the interpretation of ODTR backscattering traces
NPR-IEC/TR 62324:2007 en Single-mode optical fibres - Raman gain efficiency measurement using 

continuous wave method - Guidance
NPR-IEC/TR 62349:2005 en;fr Guidance for polarization crosstalk measurement of optical fibre
NPR-IEC/TR 62362:2010 en Selection of optical fibre cable specifications relative to mechanical, 

ingress, climatic or electromagnetic characteristics - Guidance
NPR-IEC/TR 62469:2007 en Guidance for residual stress measurement of optical fibre
NPR-IEC/TR 62547:2009 en Richtlijnen voor de meting van beschadigingsgevoeligheid door 

hoogvermogen enkelvoudige vezels te buigen - Richtlijn interpretatie van 
resultaten
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NPR-IEC/TR 62627-02:2010 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Part 02: 
Report of round robin test results on SC plug style fixed attenuators

NEN-ISO/IEC 9314-9:2000 en Information technology - Fibre Distributed Data Interface (FDDI) - Part 9: 
Low-cost fibre physical layer medium dependent (LCF-PMD)

NEN-ISO/IEC 9314-20:2001 en Information technology - Fibre distributed data interface (FDDI) - Part 20: 
Abstract test suite for FDDI physical medium dependent conformance 
testing (PMD ATS)

NEN-EN 50377-2-1:2001 en Connectorgroepen en verbindingscomponenten voor gebruik in 
communicatiesystemen voor optische vezels - Productspecificatie - Deel 2-
1: Type FC-PC aangesloten volgens IEC 60793-2 Categorie B1 
monomodusvezel

NEN-EN 50377-2-2:2009 en Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre 
communication systems - Product specifications - Part 2-2: FC/APC 8 
terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 singlemode fibre, 
with full zirconia ferrule, category C

NEN-EN 50377-3-1:2008 en Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre 
communication systems - Product specifications - Part 3-1: Type SG 
terminated on IEC 60793-2-10 category A1a, A1b or equivalent 
multimode fibre for category C

NEN-EN 50377-4-2:2011 en Connector sets en componenten voor gebruik in fibre optic 
communicatiesystemen - Productspecificaties - Deel 4-2: Type SC/APC 
simplex 8° afgesloten volgens IEC 60793-2-50 voor types B1.1 and B1.3 
singlemode vezel, met volledige zirconium ferrule categorie U

NEN-EN 50377-4-4:2011 en Connector sets en componenten voor gebruik in fibre optic 
communicatiesystemen - Productspecificaties - Deel 4-4: Type SC-PC 
simplex afgesloten volgens IEC 60793-2-50 categorie B1.1 en B1.3 
singlemode vezel, met volledige zirconium ferrule categorie U

NEN-EN 50377-5-1:2003 en Connectorgroepen en verbindingscomponenten voor gebruik in 
communicatiesystemen voor optische vezels - Productspecificatie - Deel 5-
1: Type EC aangesloten volgens IEC 60793-2 Categorie B1.1 n A1b 
monomodusvezel

NEN-EN 50377-6-1:2002 en Connectorgroepen en verbindingscomponenten voor gebruik in 
communicatiesystemen voor optische vezels - Productspecificatie - Deel 6-
1: SC-RJ aangesloten volgens IEC 60793-2 Categorie A1a en A1b 
multimodusvezel

NEN-EN 50377-6-2:2007 en Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre 
communication systems - Product specifications - Part 6-2: Type SC-RJ 
single mode terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 
singlemode fibre, Category U

NEN-EN 50377-7-1:2004 en Connectorgroepen en verbindingscomponenten voor gebruik in 
communicatiesystemen voor optische vezels - Productspecificatie - Deel 7-
1: LC-PC aangesloten volgens IEC 60793-2 Categorie A1a en A1b 
multimodusvezel

NEN-EN 50377-7-2:2004 en Connectorgroepen en verbindingscomponenten voor gebruik in 
communicatiesystemen voor optische vezels - Productspecificatie - Deel 7-
1: LC-PC duplex aangesloten volgens IEC 60793-2 Categorie B1.1 
mnonomodusvezel

NEN-EN 50377-7-3:2004 en Connectorgroepen en verbindingscomponenten voor gebruik in 
communicatiesystemen voor optische vezels - Productspecificatie - Deel 7-
3: LC-APC duplex aangesloten volgens IEC 60793-2 Categorie B1.1 
monomodusvezel

33.180.20 - Voorzieningen voor onderlinge verbinding met optische vezels
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NEN-EN 50377-7-4:2011 en Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre 
communication systems - Product specifications - Part 7-4: LC-PC 
simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 
singlemode fibre with full zirconia ferrule for category C

NEN-EN 50377-8-2:2007 en Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre 
communication systems - Product specifications - Part 8-2: Type LSH-
APC simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 
singlemode fibre, composite ferrule catergory C

NEN-EN 50377-8-3:2007 en Connector sets and Interconnect components to be used in optical fibre 
communication systems - Product specifications - Part 8-3: LSH-PC 
Simplex, terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 
singlemode fibre, composite ferrule Catergory C

NEN-EN 50377-8-4:2007 en Connector sets and Interconnect components to be used in optical fibre 
communication systems - Product specifications - Part 8-4: LSH-HR 
Simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 
singlemode fibre, composite ferrule Catergory U

NEN-EN 50377-8-5:2007 en Connector sets and Interconnect components to be used in optical fibre 
communication systems - Product specifications - Part 8-5: LSH-PC 
Simplex terminated on IEC 60793-2-50 Category B1.1 and B1.3 
singlemode fibre, composite ferrule Catergory U

NEN-EN 50377-8-6:2007 en Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre 
communication systems - Product specifications - Part 8-6: LSH-HR 
simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 
singlemode fibre, with full zirconia ferrule category C

NEN-EN 50377-8-7:2007 en Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre 
communication systems - Product specifications - Part 8-7: LSH-PC 
terminated on IEC 60793-2-50 Category B1.1 and B1.3 singlemode fibre, 
with full zirconia ferrule Category C

NEN-EN 50377-8-8:2007 en Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre 
communication systems - Product specifications - Part 8-8: LSH-APC 
simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 
singlemode fibre, with full zirconia ferrule category U

NEN-EN 50377-8-9:2007 en Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre 
communication systems - Product specifications - Part 8-9: LSH-PC 
simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 
singlemode fibre, with full zirconia ferrule category U

NEN-EN 50377-8-10:2010 en Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre 
communication systems - Product specifications - Part 8-10: Type LSH-
APC simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 
singlemode fibre with titanium composite ferrule for category C

NEN-EN 50377-8-11:2010 en Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre 
communication systems - Product specifications - Part 8-11: Type LSH-
PC simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 
singlemode fibre with titanium composite ferrule for category C

NEN-EN 50377-8-12:2010 en Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre 
communication systems - Product specifications - Part 8-12: Type LSH-
APC simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 
singlemode fibre with titanium composite ferrule for category U

NEN-EN 50377-8-13:2010 en Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre 
communication systems - Product specifications - Part 8-13: Type LSH-
PC simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 
singlemode fibre with titanium composite ferrule for category U
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NEN-EN 50377-9-1:2003 en Connectorgroepen en verbindingscomponenten voor gebruik in 
communicatiesystemen voor optische vezels - Productspecificatie - Deel 9-
1: Type MT-RJ aangesloten volgens IEC 60793-2 Categorie A1a en A1b 
multimodusvezel

NEN-EN 50377-9-2:2004 en Connectorgroepen en verbindingscomponenten voor gebruik in 
communicatiesystemen voor optische vezels - Productspecificatie - Deel 9-
2: Type MT-RJ aangesloten volgens IEC 60793-2 Categorie B1.1 
monomodusvezel

NEN-EN 50377-10-1:2007 en Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre 
communication systems - Product specifications - Part 10-1:Type MU-PC 
simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 
singlemode fibre, with full zirconia ferrule category C

NEN-EN 50377-10-2:2005 en Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre 
communication systems - Product specifications - Part 10-2: MU/APC 
singlemode terminated on IEC 60793-2 category B1 fibre

NEN-EN 50377-11-1:2008 en Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre 
communication systems - Product specifications - Part 11-1: Type MF 
terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 singlemode fibre 
for category C

NEN-EN 50377-13-2:2011 en Connector sets en componenten voor gebruik in fibre optic 
communicatiesystemen - Productspecificaties - Deel 13-2: Type LX.5-PC 
DUPLEX afgesloten volgens IEC 60793-2-50 categorie B1.1 and B1.3 
singlemode vezel, met volledige zirconium ferrule categorie U

NEN-EN 50377-13-3:2011 en Connector sets en componenten voor gebruik in fibre optic 
communicatiesystemen - Productspecificaties - Deel 13-3: Type LX.5-
APC DUPLEX afgesloten volgens IEC 60793-2-50 categorie B1.1 en 
B1.3 singlemode vezel, met volledige zirconium ferrule categorie U

NEN-EN 50377-14-1:2011 en Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre 
communication systems - Product specifications - Part 14-1: Cords with 
IEC 60793-2-50 singlemode category B1.1 and B1.3 fibre for category C

NEN-EN 50377-15-1:2011 en Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre 
communication systems - Product specifications - Part 15-1: Type MPO 
with 12-fibre PPS ferrules terminated on IEC 60793-2 category A1a 
multimode fibre for 50/125 micron multimode fibre

NPR-CLC/TR 50378-2-2:2008 en Passive Components to be used in optical fibre communication systems - 
Product specifications - Part 2-2:SC(SC2)-APC connector-type fixed 
optical attenuators using IEC 60793-2 Category B1.1 singlemode fibre

NEN-EN 50378-3-1:2007 en Passive components to be used in optical fibre communication systems - 
Product specifications Part 3-1: Type 100/200 GHz DWDM module 
terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 single mode fibre

NEN-EN 50378-3-2:2007 en Passive components to be used in optical fibre communication systems - 
Product specifications Part 3-2: Type 4 / 8 channel CWDM module 
terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 single mode fibre

NEN-EN 50411-2:2008 en Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication 
systems - Product specifications - Part 2: General and guidance for optical 
fibre cable joint closures, protected microduct closures, and microduct 
connectors

NEN-EN 50411-2-2:2007 en Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication 
systems - Product specifications - Part 2-2: Sealed pan fibre splice 
closures Type 1, for category S & A
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NEN-EN 50411-2-3:2008 en Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication 
systems - Product specifications - Part 2-3: Sealed inline fibre splice 
closures Type 1, for category S & A

NEN-EN 50411-2-5:2009 en Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication 
systems - Product specifications - Part 2-5: Sealed closures for air blown 
fibre microduct, type 1, for category S & A

NEN-EN 50411-2-8:2009 en Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication 
systems - Product specifications - Part 2-8: Microduct connectors, for air 
blown optical fibres, Type 1

NEN-EN 50411-2-9:2010 en Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communications 
systems - Product specifications - Part 2-9: Non-sealed closures for air 
blown fibre microduct cable, for category S & A

NEN-EN 50411-3-2:2011 en Fibre organizers en behuizingen voor gebruik in fibre optic 
communicatiesystemen - Productspecificaties - Deel 3-2: Singlemode 
mechanische fibre splice

NEN-EN 50411-6-1:2011 en Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication 
systems - Product specifications - Part 6-1: Unprotected microduct for 
category S and A

NEN-CECC 178005-802:1999 en;fr;de Artikelspecificatie: "Termini set" van vastgestelde kwaliteit voor optische 
vezels en kabels - Type LSD-HRL

NEN-EN 180101:1997 en Raamspecificatie: Vaste dempingseenheden voor optische vezelkabels

NEN-EN 181101:2005 en Raamspecificatie: Optische-vezel-vertakkingselementen - Type: Niet-
golflengte-selectieve stervormige transmissiekoppelstukken

NEN-EN 181102:2005 en Raamspecificatie: Optische-vezel-vertakkingselementen - Type: Niet-
golflengte-selectieve stervormige transmissiekoppelstukken

NEN-EN 181103:1998 en Raamspecificatie: Optische-vezel-vertakkingselementen - Type: Niet-
golflengte-selectieve stervormige transmissiekoppelstukken voor 
toepassing in telecommunicatie

NEN-EN 181104:1998 en Raamspecificatie: Optische-vezel-vertakkingselementen - Type: 
Golflengte-selectieve stervormige transmissiekoppelstukken voor 
toepassing in telecommunicatie

NEN-CECC 186115-803:1998 en Raamspecificatie: Connectorgroepen van vastgestelde kwaliteit voor 
optische vezels en kabels - Type FC-PC tuned

NEN-CECC 186115-804:1998 en Raamspecificatie: Connectorgroepen van vastgestelde kwaliteit voor 
optische vezels en kabels - Type FC-APC 8° untuned

NEN-CECC 186115-805:1998 en Raamspecificatie: Connectorgroepen van vastgestelde kwaliteit voor 
optische vezels en kabels - Type FC-APC 8° tuned

NEN-EN 186130:1996 en Groepsspecificatie - Connectorgroepen voor optische vezels en kabels - 
Type LSA

NEN-EN 186150:1997 en Groepsspecificatie - Connectorgroepen voor optische vezels en kabels - 
Type OCCA-BU

NEN-EN 186160:1997 en Groepsspecificatie - Connectorgroepen voor optische vezels en kabels - 
Type OCCA-PC

NEN-EN 186170:1998 en Groepsspecificatie - Connectorgroepen voor optische vezels en kabels - 
Type RCC

NEN-EN 186180:1996 en Groepsspecificatie - Connectorgroepen voor optische vezels en kabels - 
Type LSB

NEN-EN 186210:1996 en Groepsspecificatie - Connectorgroepen voor optische vezels en kabels - 
Type CF08

NEN-EN 186220:1996 en Groepsspecificatie - Connectorgroepen voor optische vezels en kabels - 
Type LSC

NEN-EN 186230:1996 en Groepsspecificatie - Connectorgroepen voor optische vezels en kabels - 
Type LSF
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NEN-EN 186240:1994 en Groepsspecificatie - Connectorgroepen voor optische vezels en kabels - 
Type MT

NEN-EN 186260:1997 en Groepsspecificatie:Connectorgroepen voor optische vezels en kabels - 
Type SC

NEN-CECC 186265-005:1998 en Raamspecificatie: Connectorgroepen van vastgestelde kwaliteit voor 
optische vezels en kabels - Type SC-APC 8° tuned

NEN-CECC 186265-801:1998 en Raamspecificatie: Connectorgroepen van vastgestelde kwaliteit voor 
optische vezels en kabels - Type SC-APC 9° untuned

NEN-CECC 186265-802:1998 en Raamspecificatie: Connectorgroepen van vastgestelde kwaliteit voor 
optische vezels en kabels - Type SC-PC untuned

NEN-CECC 186265-803:1998 en Raamspecificatie: Connectorgroepen van vastgestelde kwaliteit voor 
optische vezels en kabels - Type SC-APC 9° tuned

NEN-CECC 186265-804:1998 en Raamspecificatie: Connectorgroepen van vastgestelde kwaliteit voor 
optische vezels en kabels - Type SC-APC 8° untuned

NEN-CECC 186265-806:1998 en Raamspecificatie: Connectorgroepen van vastgestelde kwaliteit voor 
optische vezels en kabels - Type SC-APC tuned

NEN-EN 186270:1997 en Groepsspecificatie:Connectorgroepen voor optische vezels en kabels - 
Type LSH

NEN-CECC 186275-801:1999 en;de;fr Artikelspecificatie: Connectorgroepen van vastgestelde kwaliteit voor 
optische vezels en kabels - Type LSH universeel

NEN-CECC 186275-802:1999 en;fr;de Artikelspecificatie: Connectorgroepen van vastgestelde kwaliteit voor 
optische vezels en kabels - Type LSH-HRL universeel

NEN-CECC 186285-801:1998 en Raamspecificatie: Connectorgroepen van vastgestelde kwaliteit voor 
optische vezels en kabels - Type LSG

NEN-CECC 186285-802:1998 en Raamspecificatie: Connectorgroepen van vastgestelde kwaliteit voor 
optische vezels en kabels - Type LSG-HRL

NEN-EN 186290:1997 en Groepsspecificatie: Connectorgroepen voor optische vezels en kabels - 
Type MPO

NEN-EN 186300:1999 en Groepsspecificatie: Connectorgroepen voor optische vezels en kabels - 
Type MSC

NEN-CECC 186305-801:1998 en Raamspecificatie: Connectorgroepen van vastgestelde kwaliteit voor 
optische vezels en kabels - Type MSC-APC 8° untuned

NEN-EN 186310:1999 en Groepsspecificatie: Connectorgroepen voor optische vezels en kabels - 
Type MF

NEN-EN 187103:2003 en Familiespecificatie - Optische vezelkabels voor toepassingen binnenshuis

ETR 328:1996 en Transmission and Multiplexing (TM) - Asymmmetric Digital Subscriber 
Line (ADSL) - Requirements and performance

I-ETS 300671:1996 en Transmission and Multiplexing (TM) - Passive optical components - Fibre 
optical connectors for single-mode optical fibre communication systems - 
Common requirements and conformance testing

I-ETS 300783:1998 en Transmission and Multiplexing (TM) - Passive optical components - Fibre 
optic fusion splices for single-mode optical fibre transmission systems - 
Common requirements and conformance testing

NEN 11269-1:1997 en Optische-vezel-eindafsluiters - Deel 1: Hoofdspecificatie
NEN 11269-1-1:1997 en Optische-vezel-eindafsluiters - Deel 1-1: Raamspecificatie
NEN 11754-1:1997 en;fr Optische-vezel connectorverbindingen - Deel 1: Algemeen en leidraad

NEN 11754-2:1997 en;fr Optische-vezel connectorverbindingen - Deel 2: Connectorfamilie type 
BFOC/2,5

NEN-EN-IEC 60793-1-47:2009 en Optical fibres - Part 1-47: Measurement methods and test procedures - 
Macrobending loss

NEN-EN-IEC 60869-1:2000 en;fr Dempingseenheden voor optische-vezelkabels - Deel 1: Hoofdspecificatie
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NEN-EN-IEC 60874-1:2007 en;fr Connectors for optical fibres and cables - Part 1: Generic specification

NEN-EN-IEC 60874-1-1:2007 en;fr Connectors for optical fibres and cables - Part 1-1: Blank detail 
specification

NEN-IEC 60874-14-9:1999 en Connectoren voor optische vezels en kabels - Deel 14-9: Optische-
vezelconnector type SC-APC 8° periodiek voor monomodusvezel type B1 -
Artikelspecificatie

NEN-IEC 60874-14-10:1999 en Connectoren voor optische vezels en kabels - Deel 14-10: Optische-
vezelconnector type SC-APC 8° aperiodiek voor monomodusvezel type 
B1 - Artikelspecificatie

NEN-EN-IEC 60874-17:1997 en Connectoren voor optische vezels en kabels - Deel 17: Groepsspecificatie 
voor optische vezelconnector - Type F-05 (frictievergrendeling)

NEN-IEC 60874-19-1:2008 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Connectors 
for optical fibres and cables - Part 19-1: Fibre optic patch cord connector 
type SC-PC (floating duplex) standard terminated on multimode fibre type 
A1a, A1b - Detail specification

NEN-IEC 60874-19-2:1999 en Connectoren voor optische vezels en kabels - Deel 19-2: Optische-
vezelconnector (duplex) type SC voor monomodusvezelconnectors - 
Artikelspecificatie

NEN-IEC 60874-19-3:2008 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Connectors 
for optical fibres and cables - Part 19-3: Fibre optic adaptor (duplex) type 
SC for multimode fibre connectors - Detail specification

NEN-EN-IEC 60875-1:2010 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Non-
wavelength-selective fibre optic branching devices - Part 1: Generic 
specification

NEN-EN-IEC 60875-1-1:1998 en;fr Optische-vezel-vertakkingselementen - Deel 1-1: Raamspecificatie
NEN-EN-IEC 60876-1:2001 en;fr Optische-vezel-schakelaars - Deel 1: Hoofdspecificatie
NEN-EN-IEC 61073-1:2009 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Mechanical 

splices and fusion splice protectors for optical fibres and cables - Part 1: 
Generic specification

NEN-EN-IEC 61202-1:2009 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic 
isolators - Part 1: Generic specification

NEN-EN-IEC 61274-1:2008 en Adaptors for fibre optic connectors - Part 1: Generic specification
NEN-EN-IEC 61274-1-1:2007 en;fr Adaptors for fibre optic connectors - Part 1-1: Blank detail specification

NEN-EN-IEC 61280-2-2:2008 en Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 2-2: Digital 
systems - Optical eye pattern, waveform and extinction ratio measurement

NEN-EN-IEC 61280-2-9:2009 en Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 2-9: Digital 
systems - Optical signal-to-noise ratio measurement for dense wavelength-
division multiplexed systems

NEN-EN-IEC 61290-10-3:2003 en Optische versterkers - Beproevingsmethoden - Deel 10-3: 
Meerkanaalsparameters - Contactmethoden

NEN-EN-IEC 61300-1:2011 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 1: General and guidance

NEN-EN-IEC 61300-2-1:2009 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 2-1: Tests - Vibration (sinusoidal)

NEN-EN-IEC 61300-2-2:2009 en Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 2-2: Beproevingen - 
Duurzaamheid van verbindingen

NEN-EN-IEC 61300-2-4:1997 en Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 2-4: Beproevingen - Retentie 
van de vezel/kabel
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NEN-EN-IEC 61300-2-5:2011 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 2-5: Tests - Torsion

NEN-EN-IEC 61300-2-6:2011 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 2-6: Tests - Tensile strength of 
coupling mechanism

NEN-EN-IEC 61300-2-7:1997 en Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 2-7: Beproevingen - 
Buigmoment

NEN-EN-IEC 61300-2-8:1997 en Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 2-8: Beproevingen - Stoten

NEN-EN-IEC 61300-2-9:2010/C11:2011 
en

Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 2-9: Tests - Shock

NEN-EN-IEC 61300-2-9:2010 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 2-9: Tests - Shock

NEN-EN-IEC 61300-2-10:1997 en Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 2-10: Beproevingen - 
Bestandheid tegen samendrukken

NEN-EN-IEC 61300-2-11:1997 en Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 2-11: Beproevingen - Axiale 
samendrukking

NEN-EN-IEC 61300-2-12:2009 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 2-12: Tests - Impact

NEN-EN-IEC 61300-2-13:1997 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 2-13: Beproevingen - 
Versnelling

NEN-EN-IEC 61300-2-14:2006 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 2-14: Tests - Optical power handling 
and damage threshold characterization

NEN-EN-IEC 61300-2-15:2008 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 2-15: Torque strength of coupling 
mechanism

NEN-EN-IEC 61300-2-18:2005 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 2-18: Tests - Dry heat - High 
temperature endurance

NEN-EN-IEC 61300-2-19:2005 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 2-19: Tests - Damp heat (steady state)

NEN-EN-IEC 61300-2-20:1997 en Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 2-20: Beproevingen - 
Klimaatsveranderingen

NEN-EN-IEC 61300-2-21:2010 en Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 2-21: Beproevingen - 
Samengestelde cyclische temperatuur- en vochtigheidsproef

NEN-EN-IEC 61300-2-22:2007 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 2-22: Tests - Change of temperature

NEN-EN-IEC 61300-2-23:2011 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 2-23: Tests - Sealing for non-
pressurized closures of fibre optic devices

NEN-EN-IEC 61300-2-24:2010 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 2-24: Tests - Screen testing of ceramic 
alignment split sleeve by stress application

NEN-EN-IEC 61300-2-25:1997 en Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 2-25: Beproevingen - 
Duurzaamheid van isolatie van omhulsels
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NEN-EN-IEC 61300-2-26:2007 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 2-26: Tests - Salt mist

NEN-EN-IEC 61300-2-27:1997 en Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 2-27: Beproevingen - Stof - 
Laminaire stroming

NEN-EN-IEC 61300-2-28:1997 en Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 2-28: Beproevingen - 
Industriële atmosfeer (zwaveldioxide)

NEN-EN-IEC 61300-2-29:1997 en Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 2-29: Beproevingen - Lage 
luchtdruk

NEN-EN-IEC 61300-2-32:1997 en Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 2-32: Beproevingen - 
Bestandheid tegen waterdamp

NEN-EN-IEC 61300-2-33:2007 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 2-33: Tests - Assembly and 
disassembly of fibre optic closures

NEN-EN-IEC 61300-2-34:2009 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 2-34: Tests - Resistance to solvents 
and contaminating fluids of interconnecting components and closures

NEN-EN-IEC 61300-2-35:1997 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 2-35: Beproevingen - 
Knikken van de kabel

NEN-EN-IEC 61300-2-36:1997 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 2-36: Beproevingen - 
Brandbaarheid (brandgevaar)

NEN-EN-IEC 61300-2-37:2007 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 2-37: Tests - Cable bending for fibre 
optic closures

NEN-EN-IEC 61300-2-38:2007 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 2-38: Tests - Sealing for pressurized 
fibre optic closures

NEN-EN-IEC 61300-2-39:1997 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 2-39: Beproevingen - 
Gevoeligheid voor externe magnetische velden

NEN-EN-IEC 61300-2-40:2001 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 2-40: Beproevingen - 
Beproevingsmethode voor schermbeproeving van de verzwakking van 
monomodus-afgestelde gebogen optische-vezelconnectoren

NEN-EN-IEC 61300-2-41:1998 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 2-41: Beproevingen - 
Schermbeproeving van de verzwakking van monomodus-afgestelde niet-
gebogen optische-vezelconnectoren

NEN-EN-IEC 61300-2-42:2005 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 2-42: Tests - Static side load for 
connectors

NEN-EN-IEC 61300-2-43:1999 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 2-43: Beproevingen - 
Afschermproef van retourverliezen van enkelvoudige PC optische-
vezelconnectoren

NEN-EN-IEC 61300-2-44:2008 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 2-44: Tests - Flexing of the strain 
relief of fibre optic devices
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NEN-EN-IEC 61300-2-45:1999 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 2-45: Beproevingen - 
Duurzaamheidsproef door onderdompeling in water

NEN-EN-IEC 61300-2-46:2006 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 2-46: Tests - Damp heat cyclic

NEN-EN-IEC 61300-2-47:2010/C1:2011 
en

Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 2-47: Tests - Thermal shocks

NEN-EN-IEC 61300-2-47:2010 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 2-47: Tests - Thermal shocks

NEN-EN-IEC 61300-2-48:2009 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 2-48: Tests - Temperature-humidity 
cycling

NEN-EN-IEC 61300-2-49:2007 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 2-49: Tests - Connector installation 
test

NEN-EN-IEC 61300-2-50:2007 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 2-50: Tests - Fibre optic connector 
proof test with static load - Singlemode and multimode

NEN-EN-IEC 61300-2-51:2007 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 2-51: Tests - Fibre optic connector test 
for transmission with applied tensile load - Singlemode and multimode

NEN-EN-IEC 61300-3-1:2006 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 3-1: Examinations and measurements - 
Visual examination

NEN-EN-IEC 61300-3-2:2009 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 3-2: Examinations and measurements - 
Polarization dependent loss in a single-mode fibre optic device

NEN-EN-IEC 61300-3-3:2009 en Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en - meetprocedures - Deel 3-3: Onderzoek en metingen 
- Aktieve bewaking van wijziging in verzwakking en retourverliezen

NEN-EN-IEC 61300-3-4:2001 en;fr Optische vezelverbindingselementen en passieve componenten - Basis 
beproevings- en meetprocedures - Deel 3-4: Onderzoek en metingen - 
Verzwakking

NEN-EN-IEC 61300-3-5:2001 en Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings- en -meetprocedures - Deel 3-5:Onderzoek en metingen -
Golflengteafhankelijkheid van verzwakking

NEN-EN-IEC 61300-3-6:2009 en Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 3-6: Onderzoek en metingen -
Retourverliezen

NEN-EN-IEC 61300-3-7:2001 en Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings- en -meetprocedures - Deel 3-7: 
Golflengteafhankelijkheid van verzwakking en retourverliezen

NEN-EN-IEC 61300-3-8:1997 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 3-8: Onderzoek en metingen -
Gevoeligheid voor omgevingslicht

NEN-EN-IEC 61300-3-9:1997 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 3-9: Onderzoek en metingen -
Veraf-overspraak
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NEN-EN-IEC 61300-3-10:2007 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 3-10: Examinations and measurements 
- Gauge retention force

NEN-EN-IEC 61300-3-11:1997 en Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 3-11: Onderzoek en 
metingen - Maak- en verbreekkrachten

NEN-EN-IEC 61300-3-13:1997 en Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 3-13: Onderzoek en 
metingen - Regelstabiliteit van een optische-vezelschakelaar

NEN-EN-IEC 61300-3-14:2007 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 3-14: Examinations and measurements 
- Accuracy and repeatability of the attenuation settings of a variable 
attenuator

NEN-EN-IEC 61300-3-15:2007 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 3-15: Examinations and measurements 
- Dome eccentricity of a convex polished ferrule endface

NEN-EN-IEC 61300-3-16:2003 en Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 3-16: Onderzoek en 
metingen - Straal van het eindvlak van bol geslepen afsluithulzen

NEN-EN-IEC 61300-3-17:1999 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 3-17: Onderzoek en 
metingen - Hoek van het eindvlak van hoekig geslepen afsluithulzen

NEN-EN-IEC 61300-3-18:2006 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 3-18: Examinations and measurements 
- Keying accuracy of an angled endface connector

NEN-EN-IEC 61300-3-19:1997 en Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 3-19: Onderzoek en 
metingen - Polarisatie-afhankelijkheid van de retourverliezen van een 
enkelvoudig optische-vezelelement

NEN-EN-IEC 61300-3-20:2002 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 3-20: Onderzoek en 
metingen - Richtingsvoorkeur voor optische-vezel-vertakkingselementen

NEN-EN-IEC 61300-3-21:1998 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 3-21: Onderzoek en 
metingen - Omschakeltijd en kaatstijd

NEN-EN-IEC 61300-3-22:2011 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 3-22: Examinations and measurements 
- Ferrule compression force

NEN-EN-IEC 61300-3-23:1998 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 3-23: Onderzoek en 
metingen - Positie van de vezel ten opzichte van het eindvlak van de 
afsluithuls

NEN-EN-IEC 61300-3-24:2007 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 3-24: Examinations and measurements 
- Keying accuracy of optical connectors for polarization maintaining fibre

NEN-EN-IEC 61300-3-25:1997 en Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 3-25: Onderzoek en 
metingen - Concentriciteit van de afsluithulzen en afsluithulzen met vezel

NEN-EN-IEC 61300-3-26:2003 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 3-26: Onderzoek en 
metingen - Meting van de hoekafwijking tussen de as van de vezel en de 
as van de afsluithulzen
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NEN-EN-IEC 61300-3-27:1997 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 3-27: Onderzoek en 
metingen - Meetmethode voor de plaatsbepaling van het gat van een 
meerwegsconnectorplug

NEN-EN-IEC 61300-3-28:2002 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 3-28: Onderzoek en 
metingen - Transiënt verlies

NEN-EN-IEC 61300-3-29:2006 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 3-29: Examinations and measurements 
- Measurement techniques for characterizing the amplitude of the spectral 
transfer function of DWDM components

NEN-EN-IEC 61300-3-30:2003 en Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 3-30: Onderzoek en 
metingen - Polijsthoek van de vezel ten opzichte van de 
multivezelconnector

NEN-EN-IEC 61300-3-31:2003 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 3-31: Onderzoek en 
metingen - Gekoppelde krachtratio metingen voor optische vezel 
doeleinden

NEN-EN-IEC 61300-3-32:2006 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 3-32: Examinations and measurements 
- Polarization mode dispersion measurement for passive optical 
components

NEN-EN-IEC 61300-3-33:1999 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 3-33: Onderzoek en 
metingen - Verbreekkracht van de huls

NEN-EN-IEC 61300-3-34:2009 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 3-34: Examinations and measurements 
- Attenuation of random mated connectors

NEN-EN-IEC 61300-3-35:2010 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 3-35: Examinations and measurements 
- Fibre optic connector endface visual and automated inspection

NEN-EN-IEC 61300-3-37:2005 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 3-37: Examinations and measurements 
- Endface angle of angle-polished optical fibres

NPR-IEC/PAS 61300-3-38:2007 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 3-38: Group delay and chromatic 
dispersion

NEN-EN-IEC 61300-3-39:1997 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 3-39: Onderzoek en 
metingen - Selectie van de PC optische connectorreferentieplug voor het 
meten van retourverliezen en het voorspellen van de prestaties van aselect 
gekoppelde connectoren

NEN-EN-IEC 61300-3-40:1998 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 3-40: Onderzoek en 
metingen - De extinctieverhouding van een polarisatie-onderhoudende 
(pm) gevlochten vezelconnector

NEN-EN-IEC 61300-3-42:2008 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 3-42: Examinations and measurements 
- Attenuation of single mode alignment sleeves and or adaptors with 
resilient alignment sleeves

NEN-EN-IEC 61300-3-43:2009 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 3-43: Examinations and measurements 
- Mode transfer function measurement for fibre optic sources
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NEN-EN-IEC 61300-3-45:2011 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 3-45: Examinations and measurements 
- Attenuation of random mated multi-fibre connectors

NEN-EN-IEC 61300-3-46:2011 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 3-46: Measurement - Bore diameter 
for guide pin in MT ferrules

NEN-EN-IEC 61313-1:1997 en Passieve optische-vezelcomponenten en optische-vezelsamenstellen - Deel 
1: Goedkeuring op basis van bekwaamheid - Hoofdspecificatie

NEN-EN-IEC 61314-1:2009 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic 
fan-outs - Part 1: Generic specification

NEN-EN-IEC 61314-1-1:2007 en;fr Fibre optic fan-outs - Part 1-1: Blank detail specification
NEN-EN-IEC 61753-1:2007 en Fibre optic interconnecting devices and passive components performance 

standard - Part 1: General and guidance for performance standards

NPR-IEC/PAS 61753-1-3:2009 en Fibre optic interconnecting devices and passive components performance 
standard - Part 1-3: General and guidance for performance standards - 
Single-mode fibre optic connector performance for harsh industrial 
operating conditions

NEN-EN-IEC 61753-2-1:2001 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - Deel 2-1: 
Optische-vezelconnectoren aangesloten op enkelvoudige vezels voor 
categorie U - Niet-gecontroleerde omgeving

NEN-EN-IEC 61753-021-2:2008 en Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - Deel 021-
2: Graad C/3 enkelvoudige vezel optische-vezelconnectoren aangesloten 
op voor categorie C - Gecontroleerde omgeving

NEN-EN-IEC 61753-021-6:2008 en Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - Deel 021-
6: Optische-vezelconnectoren van klasse B/2 aangesloten op enkelvoudige 
vezels voor categorie O - Niet gecontroleerde omgeving

NEN-EN-IEC 61753-022-2:2003 en Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Prestatienorm - Deel 022-2: Optische vezel connectors voor 
multimodusvezel categorie C - Gecontroleerde omgevingen

NEN-EN-IEC 61753-051-3:2002 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Prestatienorm - Deel 051-3: Enkelvoudige vezel, plug vast type 
dempingseenheden voor categorie U - Niet-gecontroleerde omgevingen

NEN-EN-IEC 61753-051-3:2002/C1:2004 
en;fr

Fibre optic interconnecting devices and passive components performance 
standard - Part 051-3: Single-mode fibre, plug-style fixed attenuators for 
category U - Uncontrolled environment

NEN-EN-IEC 61753-052-3:2002 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Prestatienorm - Deel 052-3: Enkelvoudige vezel, gevlochten type 
dempingseenheden voor categorie U - Niet-gecontroleerde omgevingen

NEN-EN-IEC 61753-053-3:2005 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - 
Prestatienorm - Deel 053-3: Continu variabele dempingseenheden voor 
categorie U - Niet-gecontroleerde omgevingen

NEN-EN-IEC 61753-061-3:2004 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive components performance 
standard - Part 061-3: Single mode fibre optic pigtailed style isolators for 
category U - Uncontrolled environment

NEN-EN-IEC 61753-062-6:2008 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive components performance 
standard - Part 062-6: Non-connectorized single-mode fibre optic 
pigtailed isolators for category O - Uncontrolled environment and 
sequential test
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NEN-EN-IEC 61753-083-2:2008 en Fibre optic interconnecting devices and passive components performance 
standard - Part 083-2: Non-connectorised single-mode fibre optic C-
band/L-band WDM devices for category C - Controlled environment

NEN-EN-IEC 61753-084-2:2008 en Fibre optic interconnecting devices and passive components performance 
standard - Part 084-2: Non connectorised single-mode 980/1550 nm 
WWDM devices for category C - Controlled environment

NEN-EN-IEC 61753-084-2:2008/C1:2008 
en

Fibre optic interconnecting devices and passive components performance 
standard - Part 084-2: Non connectorised single-mode 980/1550 nm 
WWDM devices for category C - Controlled environment

NEN-EN-IEC 61753-086-6:2011 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance 
standard - Part 086-6: Non-connectorized single-mode bidirectional 1490 / 
1550 nm downstream and 1310 nm upstream WWDM devices for 
category O - Uncontrolled environment

NEN-EN-IEC 61753-087-2:2011 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance 
standard - Part 087-2: Non-connectorized single-mode bidirectional 1310 
nm upstream and 1490 nm downstream WWDM devices for category C - 
Controlled environment

NPR-IEC/PAS 61753-088-2:2010 en Fibre optic interconnecting devices and passive components performance 
standard - Part 088-2: Non-connectorised single-mode fibre optic LAN 
WDM devices with channel spacing of 800 GHz for category C - 
Controlled environments

NEN-EN-IEC 61753-091-3:2004 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive components performance 
standard - Part 091-3: Single mode fibre optic pigtailed style circulators 
for category U - Uncontrolled environment

NEN-EN-IEC 61753-092-6:2007 en Fibre optic interconnecting devices and passive components performance 
standard - Part 092-6: Non-connectorized single-mode circulators for 
category O - Uncontrolled environment and sequential test

NEN-EN-IEC 61753-092-6:2007/C11:2008 
en

Fibre optic interconnecting devices and passive components performance 
standard - Part 092-6: Non-connectorized single-mode circulators for 
category O - Uncontrolled environment and sequential test

NEN-EN-IEC 61753-101-2:2007 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive components performance 
standard - Part 101-2: Fibre management systems for category C - 
Controlled environment

NEN-EN-IEC 61753-101-3:2008 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive components performance 
standard - Part 101-3: Fibre management systems for Category U - 
Uncontrolled environment

NEN-EN-IEC 61753-111-7:2010 en Fibre optic interconnecting devices and passive components performance 
standard - Part 111-7: Sealed closures for category A - Aerial

NEN-EN-IEC 61753-111-8:2010 en Fibre optic interconnecting devices and passive components performance 
standard - Part 111-8: Sealed closures for category G - Ground

NEN-EN-IEC 61753-111-9:2010 en Fibre optic interconnecting devices and passive components performance 
standard - Part 111-9: Sealed closures for category S - Subterranean

NEN-EN-IEC 61753-121-2:2010 en Fibre optic interconnecting devices and passive components -  
Performance standards - Part 121-2: Simplex and duplex cords with 
singlemode fibre and cylindrical ferrule connectors for category C - 
Controlled environment
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NEN-EN-IEC 61753-121-3:2010 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance 
standard - Part 121-3: Simplex and duplex cords with single-mode fibre 
and cylindrical ferrule connectors for category U - Uncontrolled 
environment

NEN-EN-IEC 61753-131-3:2011 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance 
standard - Part 131-3: Single-mode mechanical fibre splice for category U -
Uncontrolled environment

NEN-EN-IEC 61753-141-2:2011 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance 
standard - Part 141-2: Fibre optic passive chromatic dispersion 
compensator using single-mode dispersion compensating fibre for 
category C - Controlled environments

NEN-EN-IEC 61754-3:2002 en;fr Optische-vezel connectorverbindingen - Deel 3: Connectorfamilie type 
LSA

NEN-EN-IEC 61754-4:1997 en;fr Optische-vezel connectorverbindingen - Deel 4: Connectorfamilie type SC

NEN-EN-IEC 61754-4:1997/A2:2001 en;fr Optische-vezel connectorverbindingen - Deel 4: Connectorfamilie type S

NEN-EN-IEC 61754-4:1997/A1:1999 en;fr Optische-vezel connectorverbindingen - Deel 4: Connectorfamilie type SC

NEN-EN-IEC 61754-4-1:2003 en Optische-vezel connectorverbindingen - Deel 4-1: Connectorfamilie typeS 
C - Vereenvoudigde vaste SC-PC connectorverbindingen

NEN-EN-IEC 61754-5:2006 en;fr Fibre optic connector interfaces - Part 5: Type MT connector family

NEN-EN-IEC 61754-6:1997 en Optische-vezel connectorverbindingen - Deel 6: Connectorfamilie type 
MU

NEN-EN-IEC 61754-6:1997/C1:2006 en;fr Optische-vezel connectorverbindingen - Deel 6: Connectorfamilie type 
MU (IEC 61754-6:1997/C1:1997)

NEN-EN-IEC 61754-6:1997/A1:2001 en Optische-vezel connectorverbindingen - Deel 6: Connectorfamilie type 
MU

NEN-EN-IEC 61754-6:1997/A2:2005 en;fr Fibre optic connector interfaces - Part 6: Type MU connector family

NEN-EN-IEC 61754-6-1:2003 en Optische-vezel connectorverbindingen - Deel 6-1: Connectorfamilie 
typeMU - Vereenvoudigde vaste MU-PC connectorverbindingen

NEN-EN-IEC 61754-7:2008 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic 
connector interfaces - Part 7: Type MPO connector family

NEN-EN-IEC 61754-9:2002 en;fr Optische-vezel connectorverbindingen - Deel 9: Connectorfamilie type DS

NEN-EN-IEC 61754-10:2006 en;fr Fibre optic connector interfaces - Part 10: Type Mini-MPO connector 
family

NEN-EN-IEC 61754-12:1999 en;fr Optische-vezel connectorverbindingen - Deel 12: Connectorfamilie type 
FS

NEN-EN-IEC 61754-13:2006 en;fr Fibre optic connector interfaces - Part 13: Type FC-PC connector
NEN-EN-IEC 61754-15:2009 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic 

connector interfaces - Part 15: Type LSH connector family
NEN-EN-IEC 61754-18:2002 en Optische-vezel connectorverbindingen - Deel 18: Connectorfamilie type 

MT-RJ
NEN-EN-IEC 61754-19:2002 en Fibre optic connector interfaces - Part 19: Type SG connector family

NEN-EN-IEC 61754-20:2002 en;fr Optische-vezel connectorverbindingen - Deel 20: Connectorfamilie type 
LC

NEN-EN-IEC 61754-21:2005 en;fr Fibre optic connector interfaces - Part 21: Type SMI connector family for 
plastic optical fibre

NEN-EN-IEC 61754-22:2005 en;fr Fibre optic connector interfaces - Part 22: Type F-SMA connector family

NEN-EN-IEC 61754-23:2005 en;fr Fibre optic connector interfaces - Part 23: Type LX.5 connector family
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NEN-EN-IEC 61754-24:2010 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic 
connector interfaces - Part 24: Type SC-RJ connector family

NEN-EN-IEC 61754-24-11:2009 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic 
connector interfaces - Part 24-11: Type SC-RJ connectors with protective 
housings based on IEC 61076-3-117

NEN-EN-IEC 61754-24-21:2009 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic 
connector interfaces - Part 24-21: Type SC-RJ connectors with protective 
housings based on IEC 61076-3-106, variant 06

NEN-EN-IEC 61754-25:2009 en Fibre optic connector interfaces - Part 25: Type RAO connector family

NEN-EN-IEC 61755-1:2006 en;fr Fibre optic connector optical interfaces - Part 1: Optical interfaces 2006-
04-21 for single mode non-dispersion shifted fibres - General and 
guidance

NEN-EN-IEC 61755-1:2006/C11:2007 
en;fr

Fibre optic connector optical interfaces - Part 1: Optical interfaces 2006-
04-21 for single mode non-dispersion shifted fibres - General and 
guidance

NEN-EN-IEC 61755-2-1:2006 en;fr Fibre optic connector optical interfaces - Part 2-1: Optical interface 
standard single mode non-angled physically contacting fibres

NEN-EN-IEC 61755-2-2:2007 en;fr Fibre optic connector optical interfaces - Part 2-2: Optical interface 
standard single mode angled physically contacting fibres

NEN-EN-IEC 61755-3-1:2009 en Fibre optic connector optical interfaces - Part 3-1: Optical interface, 2,5 
mm and 1,25 mm diameter cylindrical full zirconia PC ferrule, single 
mode fibre

NEN-EN-IEC 61755-3-2:2009 en Fibre optic connector optical interfaces - Part 3-2: Optical interface, 2,5 
mm and 1,25 mm diameter cylindrical full zirconia ferrules for 8 degrees 
angled-PC single mode fibres

NEN-EN-IEC 61755-3-5:2007 en;fr Fibre optic connector optical interfaces - Part 3-5: Optical interface, 2,5 
mm and 1,25 mm diameter cylindrical PC composite ferrule using Cu-Ni-
alloy as fibre surrounding material, single mode fibre

NEN-EN-IEC 61755-3-6:2007 en;fr Fibre optic connector optical interfaces - Part 3-6: Optical interface, 2,5 
mm and 1,25 mm diameter cylindrical 8 degrees angled-PC composite 
ferrule using Cu-Ni-alloy as fibre surrounding material, single mode fibre

NEN-EN-IEC 61755-3-7:2009 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic 
connector optical interfaces - Part 3-7: Optical interface, 2,5 mm and 1,25 
mm diameter cylindrical PC composite ferrule using titanium as fibre 
surrounding material, single mode fibre

NEN-EN-IEC 61755-3-8:2009 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic 
connector optical interfaces - Part 3-8: Optical interface, 2,5 mm and 1,25 
mm diameter cylindrical 8 degrees angled-APC composite ferrule using 
titanium as fibre surrounding material, single mode fibre

NPR-IEC/PAS 61755-3-31:2007 en Fibre optic connector optical interfaces - Part 3-31: Optical interface - 8 
degrees angled PC end-face PPS rectangular ferrule, single mode fibre

NPR-IEC/PAS 61755-3-32:2007 en Fibre optic connector optical interfaces - Part 3-32: Optical interface - 8 
degrees angled-PC end-face thermoset rectangular ferrule, single mode 
fibres

NEN-EN-IEC 61758-1:2008 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Interface 
standard for closures - Part 1: General and guidance

NEN-EN-IEC 61977:2010 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic 
filters - Generic specification

NEN-EN-IEC 61988-4:2007 en;fr Plasmaschermen - Deel 4: Klimatologische en mechanische 
beproevingsmethoden

NEN-EN-IEC 62005-1:2001 en Betrouwbaarheid van optische vezelverbindingselementen en passieve 
componenten - Deel 1: Inleiding en definities
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NEN-EN-IEC 62005-2:2001 en Betrouwbaarheid van optische vezelverbindingselementen en passieve 
componenten - Deel 2: Voorbeeld van kwantitatieve beoordeling van 
betrouwbaarheid gebaseerd op versnelde-verouderingsproeven - 
Temperatuur en vochtigheid - constant

NEN-EN-IEC 62005-3:2006 en;fr Reliability of fibre optic interconnecting devices and passive optical 
components - Part 3: Relevant tests for evaluating failure modes and 
failure mechanisms for passive components

NEN-EN-IEC 62005-4:1999 en;fr Betrouwbaarheid van optische-vezelverbindingselementen en passieve 
componenten - Deel 4: Productbeproeving

NEN-EN-IEC 62005-7:2004 en Betrouwbaarheid van optische-vezelverbindingselementen en passieve 
componenten - Deel 7: Modelleren van stress tijdens gebruik

NEN-EN-IEC 62074-1:2009 en Fibre optic interconnecting devices and passive components  - Fibre optic 
WDM devices - Part 1: Generic specification

NEN-EN-IEC 62077:2010 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic 
circulators - Generic specification

NEN-EN-IEC 62099:2001 en;fr Golflengte schakelaars voor optische vezels - Hoofdspecificatie
NEN-EN-IEC 62148-3:2011 en Fibre optic active components and devices - Package and interface 

standards - Part 3: SFF 20-pin transceivers
NEN-EN-IEC 62148-6:2003 en;fr Actieve componenten en toebehoren voor optische vezels - Verpakkingen 

en interface standaarden - Deel 6: ATM-PON ontvangers

NEN-EN-IEC 62148-11:2010 en Fibre optic active components and devices - Package and interface 
standards - Part 11: 14-pin active device modules

NEN-EN-IEC 62148-12:2004 en Actieve componenten en toebehoren voor optische vezels - Verpakkingen 
en interface standaarden - Deel 12: Laser zenders met coaxiale RF 
verbinding

NEN-EN-IEC 62148-15:2010 en Fibre optic active components and devices - Package and interface 
standards - Part 15: Discrete vertical cavity surface emitting laser packages

NEN-EN-IEC 62148-16:2010 en Fibre optic active components and devices - Package and interface 
standards - Part 16: Transmitter and receiver components for use with LC 
connector interface

NEN-EN-IEC 62149-1:2004 en;fr Actieve componenten en toebehoren voor optische vezels - Deel 1: 
Algemeen en richtlijnen

NEN-EN-IEC 62149-2:2009 en Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 
2: 850 nm discrete vertical cavity surface emitting laser devices

NEN-EN-IEC 62149-3:2004 en;fr Actieve componenten en toebehoren voor optische vezels - Deel 3: 2,5 
Gbit/s modulator-geïntegreerde diode ontvangers

NEN-EN-IEC 62149-4:2010 en Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 
4: 1 300 nm fibre optic transceivers for Gigabit Ethernet application

NEN-EN-IEC 62149-5:2011 en Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 
5: ATM-PON transceivers with LD driver and CDR ICs

NEN-EN-IEC 62149-6:2003 en;fr Actieve componenten en toebehoren voor optische vezels - Deel 6: 650-
nm 250-Mbit/s kunststof optische vezel ontvangers

NEN-EN-IEC 62150-1:2005 en;fr Fibre optic active components and devices - Test and measurement 
procedures - Part 1: General and guidance

NEN-EN-IEC 62150-2:2011 en Fibre optic active components and devices - Test and measurement 
procedures - Part 2: ATM-PON transceivers

NEN-EN-IEC 62150-4:2010 en Fibre optic active components and devices - Test and measurement 
procedures - Part 4: Relative intensity noise using a time-domain optical 
detection system

NEN-EN-IEC 62300:2005 en Audio-/videoapparatuur voor de consument digitale interface met plastic 
optische vezel
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NEN-EN-IEC 62343-3-1:2010 en Dynamic modules - Part 3-1: Performance specification  templates - 
Dynamic channel equalizers

NPR-IEC/TR 62343-6-5:2011 en Dynamic modules - Part 6-5: Investigation of operating mechanical shock 
and vibration tests for dynamic modules

NPR-IEC/TR 62343-6-6:2011 en Dynamic modules - Part 6-6: Failure mode effect analysis for optical units 
of dynamic modules

NPR-IEC/TR 62627-01:2010 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Part 01: 
Fibre optic connector cleaning methods

NPR-IEC/TR 61282-6:2003 en;fr Leidraad voor het ontwerp van optische-vezelcommunicatiesysteem - Deel 
6: Asymmetrisch ontwerp in evenwijdige optische onderlinge systemen

NEN-EN-IEC 61290-1-2:2006 en;fr Optical amplifiers - Test methods - Part 1-2: Power and gain parameters - 
Electrical spectrum analyzer method

NEN-EN-IEC 61290-1-3:2006 en;fr Optical amplifiers - Test methods - Part 1-3: Power and gain parameters - 
Optical power meter method

NEN-EN-IEC 61290-3:2008 en Optical amplifiers - Test methods - Part 3: Noise figure parameters
NEN-EN-IEC 61290-3-1:2003 en;fr Versterkers voor optische vezels - Beproevingsmethoden - Deel 3-1: 

Geluidparameters - Optische spectrum analyzer
NPR-IEC/PAS 61290-3-1:2002 en Versterkers voor optische vezels - Basisspecificaties - Deel 3-1: 

Beproevingsmethoden voor geluidparameters - Optische spectrum 
analyzer

NEN-EN-IEC 61290-3-2:2008 en Optical amplifiers - Test methods - Part 3-2: Noise figure parameters - 
Electrical spectrum analyzer method

NEN-EN-IEC 61290-5-1:2006 en Optical amplifiers - Test methods - Part 5-1: Reflectance parameters - 
Optical spectrum analyzer method

NEN-EN-IEC 61290-5-2:2004 en Optische versterkers - Beproevingsmethoden - Deel 5-2: 
Reflectieparameters - Elektrische spectrumanalysemethode

NEN-EN-IEC 61290-5-3:2002 en;fr Versterkers voor optische vezels - Basisspecificatie - Deel 5-1: 
Beproevingsmethoden voor reflectieparameters - Reflectie tolerantie met 
gebruik van spectrumanalysemethode

NEN-EN-IEC 61290-7-1:2007 en;fr Optical amplifiers - Test methods - Part 7-1: Out-of-band insertion losses - 
Filtered optical power meter

NEN-EN-IEC 61290-10-1:2009 en Beproevingsmethoden van optische vezels- Deel 10-1: Meerkanaals 
parameters - Pulsmethode met gebruik van optische schakelaar en optische 
spectrum analyse

NEN-EN-IEC 61290-10-2:2008 en;fr Optical amplifiers - Test methods - Part 10-2: Multi-channel parameters - 
Pulse method using gated optical spectrum analyzer

NEN-EN-IEC 61290-10-4:2007 en;fr Optical amplifiers - Test methods - Part 10-4: Multichannel parameters - 
Interpolated source subtraction method using an optical spectrum analyzer

NEN-EN-IEC 61290-11-1:2008 en Optical amplifiers - Test methods - Part 11-1: Polarization mode 
dispersion parameter - Jones matrix eigenanalysis (JME)

NEN-EN-IEC 61290-11-2:2005 en;fr Optical amplifiers - Test methods - Part 11-2: Polarization mode 
dispersion parameter - Poincaré sphere analysis method

NEN-EN-IEC 61291-1:2006 en;fr Optical amplifiers - Part 1: Generic specification
NEN-EN-IEC 61291-2:2007 en;fr Optical amplifiers - Part 2: Digital applications - Performance 

specification template
NEN-EN-IEC 61291-4:2008 en Optical amplifiers - Part 4: Multichannel applications - Performance 

specification template
NEN-EN-IEC 61291-5-2:2003 en;fr Optische-vezelversterkers - Deel 5-2: Kwalificatie specificaties - 

Betrouwbaarheidskwalificatie voor optische vezelversterkers
NEN-EN-IEC 61291-6-1:2008 en Optical amplifiers - Part 6-1: Interfaces - Command set
NPR-IEC/TR 61292-1:2009 en Optical amplifiers - Part 1: Parameters of amplifier components

33.180.30 - Optische versterkers
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NPR-IEC/TR 61292-2:2003 en Technisch rapoort voor optische versterker - Deel 2: Theoretische 
achtergrond voor geluidevaluatie met gebruik van elektrische 
spectrumanalyse

NPR-IEC/TR 61292-3:2003 en;fr Optische vezels - Deel 3: Classificatie, karakteristieken en toepassingen

NPR-IEC/TR 61292-4:2010 en Optical amplifiers - Part 4: Maximum permissible optical power for the 
damage-free and safe use of optical amplifiers, including Raman 
amplifiers

NPR-IEC/TR 61292-5:2004 en Optical amplifiers - Part 5: Polarization mode dispersion parameter - 
General information

NPR-IEC/TR 61292-6:2010 en Optical amplifiers - Part 6: Distributed Raman amplification
NEN-EN-IEC 62129:2006/C11:2007 en Calibration of optical spectrum analyzers
NEN-EN-IEC 62129:2006 en;fr Calibration of optical spectrum analyzers
NEN-EN-IEC 62129-2:2011 en Calibration of wavelength/optical frequency measurement instruments - 

Part 2: Michelson interferometer single wavelength meters

NEN-EN-IEC 62148-4:2003 en;fr Actieve componenten en toebehoren voor optische vezels - Verpakkingen 
en interface standaarden - Deel 4: PN 1x9 plastic optische vezel 
zend/ontvangers

NEN-EN-IEC 62343-1-2:2008 en Dynamic modules - Part 1-2: Performance standards - Dynamic chromatic 
dispersion compensator with pigtails for use in controlled environments 
(Category C)

NEN-EN 50411-2-4:2006 en Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication 
systems - Product specifications - Part 2-4: Sealed dome fibre splice 
closures Type 1, for category S & A

NPR-CLC/TR 50510:2007 en Fibre optic access to end-user - A guideline to building of FTTX fibre 
optic network

ETS 300672:1996 en Transmission and Multiplexing (TM) - Relevant generic characteristics of 
optical amplifier devices and sub-systems

NEN-EN-IEC 61290-1-1:2006 en;fr Optical amplifiers - Test methods - Part 1-1:Power and gain parameters - 
Optical spectrum analyzer method

NEN-EN-IEC 61290-2-3:1998 en;fr Versterkers voor optische vezels - Basisspecificatie - Deel 2-3: 
Beproevingsmethoden voor stralingsvermogenparameters - 
Stralingsvermogenmeter

NEN-EN-IEC 61290-3-2:2008 en Optical amplifiers - Test methods - Part 3-2: Noise figure parameters - 
Electrical spectrum analyzer method

NEN-EN-IEC 61290-6-1:1998 en;fr Versterkers voor optische vezels - Basisspecificatie - Deel 6-1: 
Beproevingsmethoden voor pomplekkageparameters - Optische 
demultiplexer

NEN-EN-IEC 61290-7-1:2007 en;fr Optical amplifiers - Test methods - Part 7-1: Out-of-band insertion losses - 
Filtered optical power meter

NEN-EN-IEC 61291-2:2007 en;fr Optical amplifiers - Part 2: Digital applications - Performance 
specification template

NEN-EN-IEC 61757-1:1999 en;fr Optische-vezelopnemers - Deel 1: Algemene specificatie
NEN-EN-IEC 61977:2010 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic 

filters - Generic specification
NEN-EN-IEC 62134-1:2009 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic 

closures - Part 1: Generic specification
NEN-EN-IEC 62148-1:2002 en;fr Discrete/geïntegreerde opto-elektronische halfgeleiderelementen voor 

glasvezelcommunicatie - Deel 1: Interface standaarden, Algemeen en 
Leidraad

NEN-EN-IEC 62343-1-3:2007 en;fr Dynamic modules - Part 1-3: Performance standards - Dynamic gain tilt 
equalizer with pigtails for use in controlled environments (Category C)

33.180.99 - Optische vezelapparatuur, overige
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NEN-EN-IEC 62343-5-1:2009 en Dynamic modules - Test methods - Part 5-1: Dynamic gain tilt equalizer - 
Response time measurement

NEN-EN 13145:2001 en Railverkeertoepassingen - Bovenbouw - Dwarsliggers en dragers van hout

NEN-EN 13146-1:2002 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Beproevingsmethoden voor 
bevestigingssystemen - Deel 1: Bepaling van de inklemming van rails in 
de langsrichting

NEN-EN 13146-2:2002 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Beproevingsmethoden voor 
bevestigingssystemen - Deel 2: Bepaling van de torsieweerstand

NEN-EN 13146-3:2002 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Beproevingsmethoden voor 
bevestigingssytemen - Deel 3: Bepaling van de demping van 
stootbelastingen

NEN-EN 13146-4:2002 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Beproevingsmethoden voor 
bevestigingssystemen - Deel 4: Effect van herhaalde belasting

NEN-EN 13146-5:2002 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Beproevingsmethoden voor 
bevestigingssystemen - Deel 5: Bepaling van de elektrische weerstand

NEN-EN 13146-7:2002 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Beproevingsmethoden voor 
bevestigingssystemen - Deel 7: Bepaling van de klemkracht

NEN-EN 13230-1:2009 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Dwarsliggers en dragers - Deel 1: 
Algemene eisen

NEN-EN 13230-2:2009 en Railtoepassingen - Dwarsliggers en dragers van beton - Deel 2: 
Voorgespannen dwarsliggers uit een stuk

NEN-EN 13230-3:2009 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Dwarsliggers en dragers van beton - Deel 
3: Voorgespannen dwarsliggers uit twee delen

NEN-EN 13230-4:2009 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Dwarsliggers en dragers van beton - Deel 
4: Voorgespannen dragers voor wissels en kruisingen

NEN-EN 13230-5:2009 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Dwarsliggers en dragers van beton - Deel 
5: Speciale onderdelen

NEN-EN 13231-1:2006 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Aanvaarding van werk - Deel 1: Werk 
aan geballast spoor - Lopend spoor

NEN-EN 13231-2:2006 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Aanvaarding van werk - Deel 2: Werken 
aan geballast spoor - Wissels en kruisingen

NEN-EN 13231-3:2006 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Aanvaarding van werk - Deel 3: 
Aanvaarding van slijp-, frees- en schaafwerk aan spoorstaven in het spoor

NEN-EN 13232-1:2003 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Wissels en kruisingen - Deel 1: 
Definities

NEN-EN 13232-2:2003 en Railtoepassingen - bovenbouw - Wissels en kruisingen - Part 2: Vereisten 
voor geometrisch ontwerp

NEN-EN 13232-3:2003 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Wissels en kruisingen - Deel 3: Eisen 
voor wiel/rail-wisselwerking

NEN-EN 13232-4:2005 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Bovenbouw - Wissels en 
kruisingen - Deel 4: Bediening, vergrendeling en detectie

NEN-EN 13232-5:2005 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Bovenbouw - Wissels en 
kruisingen - Deel 5: Wissels

NEN-EN 13232-6:2005 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Bovenbouw - Wissels en 
kruisingen - Deel 6: Vaste algemene kruisingen en kruisstukken

NEN-EN 13232-7:2006 en Railtoepassingen - Spoor - Wissels en kruisingen - Deel 7: Kruisingen met 
beweegbare delen

NEN-EN 13232-8:2007 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Wissels en kruisingen - Deel 8: 
Compensatieinrichting

NEN-EN 13232-9:2006 en Railtoepassingen - Spoor - Bovenbouw - Wissels en kruisingen - Deel 9: 
Overzichtsplan

45.080 - Rails en spoorwegonderdelen
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NEN-EN 13481-2:2002 en Railverkeer - Bovenbouw - Prestatie-eisen voor bevestigingssystemen - 
Deel 2: Bevestigingssystemen voor dwarsliggers van beton

NEN-EN 13481-3:2002 en Railverkeer - Bovenbouw - Prestatie-eisen voor bevestigingssystemen - 
Deel 3: Bevestigingssystemen voor dwarsliggers van hout

NEN-EN 13481-4:2002/A1:2006 en Railtoepassingen - Spoor - Prestatie-eisen voor bevestigingssystemen - 
Deel 4: Bevestigingssystemen voor dwarsliggers van staal

NEN-EN 13481-4:2002 en Railverkeer - Bovenbouw - Prestatie-eisen voor bevestigingssystemen - 
Deel 4: Bevestigingssystemen voor dwarsliggers van staal

NEN-EN 13481-4:2002/C1:2006 en;fr;de Railverkeer - Bovenbouw - Prestatie-eisen voor bevestigingssystemen - 
Deel 4: Bevestigingssystemen voor dwarsliggers van staal

NEN-EN 13481-5:2002 en Railverkeer - Bovenbouw - Prestatie-eisen voor bevestigingssystemen - 
Deel 5: Bevestigingssystemen voor ballastloos spoor

NVN-ENV 13481-6:2002/C1:2006 en Railverkeer - Bovenbouw - Prestatie-eisen voor bevestigingssystemen - 
Deel 6: Speciale bevestigingssystemen voor vermindering van trilling

NVN-ENV 13481-6:2002 en Railverkeer - Bovenbouw - Prestatie-eisen voor bevestigingssystemen - 
Deel 6: Speciale bevestigingssystemen voor vermindering van trilling

NEN-EN 13481-7:2003 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Prestatie-eisen voor 
bevestigingssystemen - Deel 7: Speciale bevestigingssystemen voor 
wissels en kruisingen en strijkregels

NEN-EN 13481-7:2003/A1:2006 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Prestatie-eisen voor 
bevestigingssystemen - Deel 7: Speciale bevestigingssystemen voor 
wissels en kruisingen en strijkregels

NEN-EN 13674-2:2006+A1:2010 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Spoorstaven - Deel 2:Spoorstaven voor 
wissels en kruisingen die in combinatie met Vinole rails 46 kg/m en hoger 
worden gebruikt

NEN-EN 13674-3:2006+A1:2010 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Spoorstaven - Deel 3: Strijkregels
NEN-EN 13674-4:2006+A1:2009 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Spoorstaven - Deel 4: Vignole 

spoorwegrails tussen 27 en 46 kg/m
NEN-EN 13803-1:2010 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Ontwerpparameters voor het uitlijnen 

van het spoor - Spoorwijdte 1435 mm en groter - Deel 1: Doorlopend 
spoor

NEN-EN 13803-2:2007+A1:2009 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Ontwerpparameters voor het uitlijnen 
van spoor - Spoorwijdte 1435 mm en groter - Deel 2: Wissels en 
kruisingen en vergelijkbare situaties met abrupte verandering van 
boogstraal

NEN-EN 13848-1:2004+A1:2008 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Geometrische kwaliteit van het spoor - 
Deel 1: Beschrijving van de spoorgeometrie

NEN-EN 13848-2:2006 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Geometrische kwaliteit van het spoor - 
Deel 2: Meettoestellen - Voertuigen voor het vastleggen van de 
spoorligging

NEN-EN 13848-5:2008+A1:2010 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Geometrische kwaliteit van het spoor - 
Deel 5: Geometrische kwaliteitsniveaus - Lopend spoor

NEN-EN 14067-6:2010 en Railtoepassingen - Aerodynamica - Deel 6: Eisen en 
beproevingsprocedures voor zijwind beoordeling

NEN-EN 14587-2:2009 en Railtoepassingen - Spoor - Afbrandstuiklassen van spoorstaven - Deel 2: 
Afbrandstuiklassen van nieuwe spoorstaven van klassen R220, R260, 
R260MN en R350HT  door mobiele lasmachines in het veld
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NEN-EN 14730-2:2006 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Thermietlassen van spoorstaven - Deel 2: 
Kwalificeren van thermietlassers, goedkeuring van bedrijven en 
aanvaarding van lassen

NEN-EN 14811:2006+A1:2009 en Railway applications - Track - Special purpose rail - Grooved and 
associated construction

NEN-EN 14969:2006 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Kwalificatiesysteem voor 
railwerkzaamheden aan de bovenbouw

NEN-EN 15594:2009 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Restauratie van rails door elektrisch 
booglassen

NEN-EN 15595:2009+A1:2011 en Railtoepassingen - Remmen - Wielslipvoorkomingsmaterieel
NEN-EN 15610:2009 en Railtoepassingen - Geluidemissie - Meting van de railruwheid gerelateerd 

aan rolgeluidgeneratie
NEN-EN 15612:2008+A1:2010 en Railtoepassingen - Remmen - Klep voor rem- of versnellingspijp
NEN-EN 15746-1:2010 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Weg-, railmachines en bijbehorende 

uitrusting - Deel 1: Technische eisen voor rijden en werkinzet
NEN-EN 15746-2:2010 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Weg-, spoormachines en bijbehorende 

uitrusting - Deel 2: Algemene veiligheidseisen
NEN-ISO 14837-1:2005 en Mechanische trillingen - Door de grond gevoerde trillingen ontstaan door 

railsystemen - Deel 1: Algemene leidraad

NEN-EN 12224:2000 en Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van de bestandheid tegen 
verwering

NEN-EN 12225:2000 en Geotextiel en soortgelijke producten - Methode voor de bepaling van de 
microbiologische bestandheid door begraven in de grond

NEN-EN 12226:2000 en Geotextiel en soortgelijke producten - Algemene beproevingen voor de 
beoordeling na duurzaamheidsproeven

NEN-EN 12447:2001 en Geotextiel en soortgelijke producten - Beproevingsmethode voor de 
controle van de weerstand tegen hydrolyse in water

NEN-EN 13249:2001/A1:2005 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in de wegenbouw en voor andere verkeersbestemmingen

NEN-EN 13249:2001 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in de wegenbouw en voor andere verkeersbestemmingen 
(exclusief spoorwegen en asfaltlagen)

NEN-EN 13250:2001/A1:2005 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in de spoorwegbouw

NEN-EN 13250:2001 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in de spoorwegbouw

NEN-EN 13251:2001/A1:2005 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in grondwerken, funderingen en keermuren

NEN-EN 13251:2001 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in grondwerken, funderingen en keermuren

NEN-EN 13252:2001/A1:2005 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in drainagesystemen

NEN-EN 13252:2001 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in drainagesystemen

NEN-EN 13253:2001/A1:2005 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschap p 
en voor toepassing in beschermingssystemen tegen erosie

NEN-EN 13253:2001 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in beschermingsconstructies tegen erosie (kust- en 
oeververdedigingswerken)

59.080.70 - Geotextiel
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NEN-EN 13254:2001/A1:2005 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in de bouw van reservoirs en stuwdammen

NEN-EN 13254:2001/C1:2007 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in de bouw van reservoirs en stuwdammen

NEN-EN 13254:2001 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in de bouw van reservoirs en stuwdammen

NEN-EN 13255:2001/C1:2007 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in de kanaalbouw

NEN-EN 13255:2001/A1:2005 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in de kanaalbouw

NEN-EN 13255:2001 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in de kanaalbouw

NEN-EN 13256:2001/A1:2005 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in de tunnelbouw en in ondergrondse werken

NEN-EN 13256:2000/C1:2008 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in de tunnelbouw en in ondergrondse werken

NEN-EN 13256:2001 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in de tunnelbouw en in ondergrondse werken

NEN-EN 13257:2001 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in opslagplaatsen voor vaste afvalstoffen

NEN-EN 13257:2001/C1:2007 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in opslagplaatsen voor vaste afvalstoffen

NEN-EN 13257:2001/A1:2005 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in opslagplaatsen voor vaste afvalstoffen

NEN-EN 13265:2001/C1:2007 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in projecten voor het insluiten van vloeibare afvalstoffen

NEN-EN 13265:2001 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in projecten voor het insluiten van vloeibare afvalstoffen

NEN-EN 13265:2001/A1:2005 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in projecten voor het insluiten van vloeibare afvalstoffen

NEN-EN 13361:2004 en Afdichtingen van geokunststof - Vereiste eigenschappen voor gebruik in 
de bouw van reservoirs en stuwdammen

NEN-EN 13361:2004/A1:2006 en Afdichtingen van geokunststof - Vereiste eigenschappen voor gebruik in 
de bouw van reservoirs en stuwdammen

NEN-EN 13362:2005 en Afdichtingen van geokunststof - Vereiste eigenschappen voor gebruik in 
de bouw van kanalen

CR-ISO 13434:1999 en Richtlijnen voor de duurzaamheid van geotextiel en soortgelijke producten

NEN-EN 13491:2004/A1:2006 en Geokunststof-afdichtingen - Vereiste eigenschappen voor gebruik als 
vloeistofafdichting in tunnels en ondergrondse constructies

NEN-EN 13491:2004 en Geokunststof-afdichtingen - Vereiste eigenschappen voor gebruik als 
vloeistofafdichting in tunnels en ondergrondse constructies
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NEN-EN 13492:2004/A1:2006 en Afdichtingen van geokunststof - Vereiste eigenschappen voor gebruik bij 
de bouw van stortplaatsen, overslagstations of opvangbekkens voor 
vloeibare afvalstoffen

NEN-EN 13492:2004 en Geokunststof-afdichtingen - Vereiste eigenschappen voor gebruik bij de 
bouw van stortplaatsen, overslagstations of opvangbekkens voor vloeibare 
afvalstoffen

NEN-EN 13493:2005 en Geokunststof-afdichtingen - Vereiste eigenschappen voor gebruik bij de 
bouw van opslag- en stortplaatsen voor vaste afvalstoffen

NEN-EN 13562:2000 en Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van de weerstand tegen 
het doordringen van water (hydrostatische drukbeproeving)

NEN-EN 13719:2002/C1:2006 en Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van het rendement van 
bescherming op lange termijn van geotextiel in contact met 
geosynthetische afdichtingen

NEN-EN 13719:2002 en Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van het rendement van 
bescherming op lange termijn van geotextiel in contact met 
geosynthetische afdichtingen

NEN-EN 13738:2004 en Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van de weerstand tegen 
het uit de grond trekken

NEN-EN 14030:2001 en Geotextiel en soortgelijke producten - Beproevingsmethode voor de 
controle van de bestandheid tegen zuren en alkalische vloeistoffen 
(ISO/TR 12960:1998, gewijzigd)

NEN-EN 14030:2001/A1:2003 en Geotextiel en soortgelijke producten - Beproevingsmethode voor de 
controle van de bestandheid tegen zuren en alkalische vloeistoffen

NEN-EN 14150:2006 en Geosynthetische afdichtingen - Bepaling van de vloeistofdoorlatendheid

NEN-EN 14151:2010 en Geokunststoffen - Bepaling van de weerstand tegen scheuren onder 
gelijkmatige druk

NEN-EN 14196:2003 en Geokunststoffen - Beproevingsmethoden voor de bepaling van de massa 
per oppervlakte-eenheid van bentonietmatten ("clay geosynthetic 
barriers")

NEN-EN 14414:2004 en Geokunststoffen - Beproevingsmethode voor controle van de chemische 
weerstand voor toepassing in stortplaatsen

NEN-EN 14415:2004 en Afdichtingen van geokunststof - Beproevingsmethode voor de bepaling 
van de weerstand tegen uitlogen

NPR-CEN/TS 14416:2005 en Afdichtingen van geokunststof - Beproevingsmethode voor de bepaling 
van de weerstand tegen doorworteling

NPR-CEN/TS 14417:2006 en Afdichtingen van geokunststof - Beproevingsmethode voor de bepaling 
van de invloed van de nat/droogcyclus op de doorlatendheid van 
geokunststof-afdichtingen van klei

NPR-CEN/TS 14418:2006 en Afdichtingen van geokunststof - Beproevingsmethode voor de bepaling 
van de invloed van de vorst/dooicyclus op de doorlatendheid van 
geokunststof-afdichtingen van klei

NEN-EN 14574:2005 en Geokunststoffen - Bepaling van de ponsweerstand van ondersteunde 
kunststoffen met een piramidevormige conus

NEN-EN 14575:2005 en Geokunststof-afdichtingen - Beproevingsmethode voor de controle van de 
weerstand tegen oxidatie

NEN-EN 14576:2005 en Geokunststoffen - Beproevingsmethode voor het bepalen van de 
weerstand van geokunststof-afdichtingen van polymeren tegen het 
ontstaan van spanningsscheuren door milieu-invloeden

NPR-CEN/TR 15019:2005 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Kwaliteitsbewaking op 
lokatie

NEN-EN 15381:2008 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor het gebruik in wegverhardingen en asfaltdeklagen

NEN-EN 15382:2008 en Geokunststof-afdichtingen - Vereiste eigenschappen voor gebruik bij 
transportinfrastructuur

NEN-EN-ISO 9862:2005 en Geokunststoffen - Monsterneming en het maken van proefstukken
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NEN-EN-ISO 9863-1:2005 en Geokunststoffen - Bepaling van de dikte onder voorgeschreven drukken - 
Deel 1: Enkelvoudige lagen

NEN-EN-ISO 9863-2:1996 en Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van de dikte onder 
voorgeschreven drukken - Deel 2: Procedure voor de bepaling van de 
dikte van afzonderlijke laagdikten bij meerlagige producten

NEN-EN-ISO 9864:2005 en Geokunststoffen - Beproevingsmethode voor de bepaling van de massa per 
oppervlakte-eenheid van geotextiel en verwante producten

NEN-EN-ISO 10318:2005 en;fr Geokunststoffen - Termen en definities
NEN-EN-ISO 10319:2008 en Geokunststoffen - Trekproef op brede stroken
NEN-EN-ISO 10320:1999 en Geotextiel en soortgelijke producten - Identificatie op de bouwplaats
NEN-EN-ISO 10321:2008 en Geokunststoffen - Trekproef op brede stroken aan de verbindingen/naden

NEN-EN-ISO 10722:2007 en Geokunststoffen - Testprocedure voor de beoordeling van mechanische 
schade onder herhaaldelijke belasting - Schade veroorzaakt door 
korrelvormig materiaal

NEN-EN-ISO 10769:2011 en Geosynthetische afdichtingen van klei (GBR-C) - Bepaling van de 
waterabsorptie van bentoniet

NEN-EN-ISO 10773:2011 en Afdichtingen van geokunststof - Bepaling van de doorlaatbaarheid van 
gassen

NEN-EN-ISO 11058:2010 en Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van waterdoorlatende 
eigenschappen loodrecht op het vlak, zonder belasting

NEN-EN-ISO 12236:2006 en Geokunststoffen - Statische doorponsproef (CBR proef)
NEN-EN-ISO 12956:2010 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Bepaling van de 

karakteristieke openingsmaat
NEN-EN-ISO 12957-1:2005 en Geokunststoffen - Bepaling van de wrijvingseigenschappen - Deel 1: 

Afschuifproef
NEN-EN-ISO 12957-2:2005 en Geokunststoffen - Bepaling van wrijvingseigenschappen - Deel 2: Hellend 

vlak-proef
NEN-EN-ISO 12958:2010 en Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van het 

waterdoorlatingsvermogen in het vlak
NEN-EN-ISO 13426-1:2003 en Geotextiel en soortgelijke producten - Sterkte van de interne 

verbindingsstructuur - Deel 1: Geocellen
NEN-EN-ISO 13426-2:2005 en Geotextiel en soortgelijke producten - Sterkte van interne 

verbindingsstructuren - Deel 2: Geocomposieten
NEN-EN-ISO 13427:1998 en Geotextiel en soortgelijke producten - Simulatie van slijtage (proef met 

glijblok)
NEN-EN-ISO 13428:2005 en Geokunststoffen - Bepaling van het beschermingsrendement van 

geokunststof tegen schade door stootbelasting
NEN-EN-ISO 13431:1999 en Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van de kruip bij 

trekbelasting en het breukgedrag bij kruip
NEN-EN-ISO 13433:2006 en Geokunststoffen - Dynamische perforatieproef (conusvalproef)
NPR-ISO/TS 13434:2009 en Geokunststoffen - Richtlijnen voor de beoordeling van de duurzaamheid

NEN-EN-ISO 13437:1998 en Geotextiel en soortgelijke producten - Methode voor het aanbrengen en 
uitnemen van monsters in de bodem en het beproeven van deze monsters 
in het laboratorium

NEN-EN-ISO 13438:2004 en Geotextiel en soortgelijke producten - Beproevingsmethode voor de 
controle van de weerstand tegen oxidatie bij een verhoogd zuurstofgehalte

NPR-ISO/TR 20432:2008 en Richtlijnen voor de sterktebepaling van geokunststoffen voor 
bodemversterking op lange termijn

NPR-ISO/TR 20432:2008/C1:2008 en Richtlijnen voor de sterktebepaling van geokunststoffen voor 
bodemversterking op lange termijn
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NEN-EN-ISO 25619-1:2009 en Geokunststoffen - Bepaling van de samendrukbaarheid - Deel 1: 
Kruipgedrag bij drukbelasting

NEN-EN-ISO 25619-2:2009 en Geokunststoffen - Bepaling van de samendrukbaarheid - Deel 2:Bepaling 
van het gedrag bij kortstondige samendrukking

NEN 5132:1992 nl Geotextiel - Polypropeen-(split)filmgarens voor weefsels - Eisen en 
beproevingsmethoden

NEN-ISO 11788-2:2000 en Elektronische gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen in de 
landbouw - Bestand van landbouwkundige gegevenselementen - Deel 2: 
Melkveehouderij

NEN-ISO 11788-3:2000 en Elektronische gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen in de 
landbouw - Bestand van landbouwkundige gegevenselementen - Deel 3: 
Varkenshouderij

NEN-EN-ISO 17249:2005 en Veiligheidsschoeisel ter bescherming tegen verwonding door kettingzagen

NEN-EN-ISO 17249:2005/A1:2007 en Veiligheidsschoeisel ter bescherming tegen verwonding door kettingzagen

NEN 7412:1995 nl Bos- en haagplantsoenen - Eisen, criteria en leveringsvoorwaarden

NEN-EN 1235:1995/A1:2003 en Vaste meststoffen - Zeefanalyse
NEN-EN 1235:1995 en Vaste meststoffen en bodemverbeterende middelen - Zeefanalyse
NEN-EN 1236:1995 en Meststoffen - Bepaling van de stortdichtheid
NEN-EN 1237:1995 en Meststoffen - Bepaling van de schuddichtheid
NEN-EN 1482-1:2007 en Meststoffen en kalkmeststoffen - Monsterneming en 

monstervoorbehandeling - Deel 1: Monsterneming
NEN-EN 1482-1:2007 nl Meststoffen en kalkmeststoffen - Monsterneming en 

monstervoorbehandeling - Deel 1: Monsterneming
NEN-EN 1482-2:2007 en Meststoffen en kalkmeststoffen - Monsterneming en 

monstervoorbehandeling - Deel 2: Monstervoorbehandeling
NEN-EN 12047:1996 en Vaste meststoffen - Bepaling van de statische storthoek
NEN-EN 12048:1996 en Vaste meststoffen en kalkmeststoffen - Bepaling van het vochtgehalte - 

Gravimetrische methode door drogen bij (105±2)°C
NEN-EN 12049:1996 en Vaste meststoffen - Bepaling van het vochtgehalte - Gravimetrische 

methode door middel van drogen onder verlaagde druk
CR 12333:1996 en Meststoffen - Hardheidsbepaling van meststofkorrels
NEN-EN 12579:1999 en Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten - Bemonstering
NEN-EN 12580:1999 en Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten - Volumebepaling
NEN-EN 12944-1:1999/C1:2000 en Meststoffen en kalkmeststoffen en bodemverbeterende middelen - 

Woordenlijst - Deel 1: Algemene termen
NEN-EN 12944-1:1999 en Meststoffen en kalkmeststoffen en bodemverbeterende middelen - 

Woordenlijst - Deel 1: Algemene termen
NEN-EN 12944-2:1999 en Meststoffen en kalkmeststoffen en bodemverbeterende middelen - 

Woordenlijst - Deel 2: Termen gerelateerd aan meststoffen
NEN-EN 12944-2:1999/C1:2000 en Meststoffen en kalkmeststoffen en bodemverbeterende middelen - 

Woordenlijst - Deel 2: Termen gerelateerd aan meststoffen
NEN-EN 12944-3:2002 en Meststoffen en kalkmeststoffen - Woordenlijst - Deel 3: Termen 

gerelateerd aan kalkmeststoffen
NEN-EN 12945:2008 en Kalkmeststoffen - Bepaling van de neutraliserende waarde - Titrimetrische 

methode
NEN-EN 12945:2008/C1:2009 en Kalkmeststoffen - Bepaling van de neutraliserende waarde - Titrimetrische 

methode
NEN-EN 12946:2000 en Kalkmeststoffen - Bepaling van het calcium- en magnesiumgehalte - 

Complexometrische methode

65.020.40 - Landschapsordening en bosbouw

65.080 - Meststoffen

65.020.01 - Land- en bosbouw, algemeen
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NEN-EN 12946:2000/C1:2002 en Kalkmeststoffen - Bepaling van het calcium- en magnesiumgehalte - 
Complexometrische methode

NEN-EN 12947:2000 en Kalkmeststoffen - Bepaling van het magnesiumgehalte - Atomaire-
absorptiespectrometrische methode

NEN-EN 12948:2010 en Kalkmeststoffen - Bepaling van de korrelgrootteverdeling via droog en nat 
zeven

NPR-CR 12949:2003 en Meststoffen - Aanduiding en specificaties
NEN-EN 13037:1999 en Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten - Bepaling van de pH

NEN-EN 13038:1999 en Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten - Bepaling van de 
elektrische geleidbaarheid

NEN-EN 13039:1999 en Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten - Bepaling van het gehalte 
aan organische stoffen en as

NEN-EN 13040:2007 en Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten - Monstervoorbereiding 
voor chemische en fysische beproeving, bepaling van het gehalte aan 
droge stof, het gehalte aan vocht en de samengedrukte bulkdichtheid in 
een laboratorium

NEN-EN 13041:1999/A1:2006 en Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten - Bepaling van fysische 
eigenschappen - Droge bulkdichtheid, luchtvolume, watervolume, 
krimpwaarde en totale ruimte aan poriën

NEN-EN 13041:1999 en Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten - Bepaling van fysische 
eigenschappen - Droge bulkdichtheid, luchtvolume, watervolume, 
krimpwaarde en totale ruimte aan poriën

NEN-EN 13266:2001 en Vertraagd afgegeven meststoffen - Bepaling van de afgiftesnelheid van 
nutriënten - Methode voor ingekapselde meststoffen

NEN-EN 13299:2000 en Meststoffen - Bepaling van het stroomgedrag
NEN-EN 13366:2001 en Meststoffen - Behandeling met kationenwisselaarhars voor de bepaling 

van chelaat microvoedingsinhoud en van de fractie chelaat van 
microvoedingen

NEN-EN 13368-1:2001 en Meststoffen - Bepaling van chelerend agens in meststoffen door 
ionchromatografie - Deel 1: EDTA, HEDTA en DTPA

NEN-EN 13368-2:2007 en Meststoffen - Bepaling van chelaatvormers in meststoffen door 
chromatografie - Deel 2: Bepaling van Fe gechelateerd door o,o-EDDHA 
en o,o-EDDHMA via ionpaar chromatografie

NPR-CR 13455:1999 en Bodemverbeterende middelen en teeltsubstaten - Richtlijnen voor de 
veiligheid van gebruikers, de omgeving en planten

NPR-CR 13456:1999 en Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten - Etikettering, 
specificaties en lijsten van producten

NEN-EN 13466-1:2001 en Meststoffen - Bepaling van het watergehalte - (Karl Fischer methoden) - 
Deel 1: Methanol als extractiemiddel

NEN-EN 13466-2:2001 en Meststoffen - Bepaling van het watergehalte (Karl Fischer methoden) - 
Deel 2: 2-propanol als extractiemiddel

NEN-EN 13475:2002 en Kalkmeststoffen - Bepaling van het calciumgehalte - Oxalaatmethode
NEN-EN 13535:2001 en Meststoffen en kalkmeststoffen - Classificatie
NEN-EN 13650:2001 en Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten - Extractie van in 

koningswater oplosbare elementen
NEN-EN 13651:2001 en Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten - Extractie van 

calciumchloride/DTPA (CAT) oplosbare voedingsstoffen
NEN-EN 13652:2001 en Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten - Extractie van in water 

oplosbare voedingsstoffen en elementen
NEN-EN 13654-1:2001 en Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten - Bepaling van stikstof - 

Deel 1: Gewijzigde Kjeldahl methode
NEN-EN 13654-2:2001 en Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten - Bepaling van stikstof - 

Deel 2: Dumas methode
NPR-CR 13960:2000 en Vaste meststoffen - Onderzoek naar homogeniteit
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NEN-EN 13971:2008 en Kalkmeststoffen op koolstofbasis - Bepaling van de reactiviteit - 
Potentiometrische methode met zoutzuur

NPR-CR 14061:2001 en Meststoffen - Bepaling van het stofgehalte
NEN-EN 14069:2003 en Kalkmeststoffen - Beschrijving en minimum eisen
NEN-EN 14397-1:2010 en Mestoffen en kalkmeststoffen - Bepaling van koolstofdioxide- Deel 1: 

Methode voor vaste meststoffen
NEN-EN 14397-2:2004 en Meststoffen en kalkmeststoffen - Bepaling van kooldioxide - Deel 2: 

Methode voor kalkmeststoffen
NPR-CR 14539:2002 en Enkelvoudige stikstofmeststoffen met een hoog stikstofgehalte - 

Vergelijkende studie op de bepaling van porositeit (olieretentie)
NEN-EN 14787:2005 en Meststoffen en kalkmeststoffen - Bepaling van het watergehalte - 

Richtlijnen en aanbevelingen
NEN-EN 14888:2005 en Meststoffen en kalkmeststoffen - Bepaling van het cadmiumgehalte
NEN-EN 14984:2006 en Kalkmeststoffen - Bepaling van het producteffect op de bodem pH - 

Bodemincubatiemethode
NPR-CEN/TS 15084:2006 en Kalkmeststoffen - Leidraad voor de bepaling van de kalkbehoefte
NPR-CEN/TR 15106:2005 en Meststoffen - Bepaling van de chelaatvormer EDDHA en EDDHMA door 

ionchrommatografie - Vergelijking van niet-genormaliseerde Lucena 
methode met de EN 13368-2:2001

NPR-CEN/TR 15214-1:2006 en Karakterisering van slib - Detectie en telling van Escherichia coli in slib, 
grond, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 1: 
Membraanfiltratiemethode voor telling

NPR-CEN/TR 15214-2:2006 en Karakterisering van slib - Detectie en telling van Escherichia coli in slib, 
grond, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 2: 
Geminiaturiseerde methode (meest waarschijnlijke aantal) door enting in 
een vloeibaar medium

NPR-CEN/TR 15214-3:2006 en Karakterisering van slib - Detectie en telling van Escherichia coli in slib, 
grond, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 3: 
Macromethode (meest waarschijnlijke aantal) in een vloeibaar medium

CEN/TR 15215-1:2006 en Karakterisering van slib - Detectie en telling van Salmonella spp. in slib, 
grond, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 1: 
Membraanfiltratiemethode voor kwantitatieve resuscitatie van subletaal 
beschadigde bacteriën (om de doeltreffendheid van behandelingsmethoden 
te staven in logaritmische afneming)

CEN/TR 15215-2:2006 en Karakterisering van slib - Detectie en telling van Salmonella spp. in slib, 
grond, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 2: 
Vloeibare-ophopingsmethode in een seleniet-cystine medium gevolgd 
door Rappaport-Vassiliadis voor semi-kwantitatieve bepaling van het 
meest waarschijnlijke aantal (MPN)

CEN/TR 15215-3:2006 en Karakterisering van slib - Detectie en telling van  Salmonella spp. in slib, 
grond, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 3: 
Aanwezig/afwezig-methode door vloeistofophoping in een pepton-
novobiocine medium gevolgd door Rappaport-Vassiliadis

NEN-EN 15238:2007 en Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten - Volumebepaling voor 
materialen met deeltjesgrootteverdeling groter dan 60 mm

NEN-EN 15238:2007/C1:2009 en Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten - Volumebepaling voor 
materialen met deeltjesgrootteverdeling groter dan 60 mm

NEN-EN 15360:2007 en Meststoffen - Bepaling van dicyandiamide - Methode van hoge-prestatie 
vloeistofchromatografie

NEN-EN 15428:2007 en Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten - Bepaling van de 
deeltjesgrootteverdeling

NEN-EN 15451:2008 en Meststoffen - Bepaling van de chelaatvormers - Bepaling van gechelateerd 
ijzer ionchelaat door EDDHSA door ionchromatografie

NEN-EN 15452:2008 en Meststoffen - Bepaling van chelaatvormers - Bepaling van gechelateerd 
ijzer door o,p-EDDHA door omgekeerde HPLC
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NEN-EN 15475:2009 en Meststoffen - Bepaling van ammoniumstikstof
NEN-EN 15476:2009 en Meststoffen - Bepaling van het gehalte aan salpeter en ammoniumstikstof 

volgens Devarda
NEN-EN 15477:2009 en Meststoffen - Bepaling van het gehalte aan in water oplosbaar kalium

NEN-EN 15478:2009 en Meststoffen - Bepaling van het gehalte aan stikstof in ureum
NEN-EN 15479:2009 en Meststoffen - Bepaling van het gehalte aan biureet in ureum
NEN-EN 15558:2009 en Meststoffen - Bepaling van nitraat- en ammoniumstikstof volgens Ulsch

NEN-EN 15559:2009 en Meststoffen - Bepaling van nitraat- en ammoniumstikstof volgens Arnd

NEN-EN 15560:2009 en Meststoffen - Bepaling van stikstof totaal in nitraatvrije kalkstikstof
NEN-EN 15561:2009 en Meststoffen - Bepaling van stikstof totaal in nitraathoudende kalkstikstof

NEN-EN 15562:2009 en Meststoffen - Bepaling van cyaanamidestikstof
NEN-EN 15604:2009 en Meststoffen - Bepaling van de verschillende vormen van stikstof in 

hetzelfde monster, met stikstoffen als salpeter-, ammoniak-, ureum- en 
cyaanamide

NEN-EN 15688:2008 en Meststoffen - Bepaling van urease remming N-(n-
butyl)thiophosphorictriamide (NBPT) gebruikmakend van hoge-prestatie 
vloeistofchromatografie (HPLC)

NEN-EN 15704:2009 en Kalkmeststoffen - Bepaling van het uiteenvallen van calciumkorrels en 
calcium/magnesium carbonaten onder invloed van water

NEN-EN 15705:2010 en Meststoffen - Bepaling van ureum-condensaten door gebruik van 
hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) - Isobutylideendiureum en 
crotonylideendiureum (method A) en methyleen-ureum oligomeren 
(method B)

NEN-EN 15749:2009 en Meststoffen - Bepaling van het sulfaatgehalte gebruikmakend van drie 
verschillende methodes

NEN-EN 15750:2009 en Meststoffen - Bepaling van totaal stikstof in meststoffen waarin de stikstof 
uitsluitend in de vorm van nitraat-, ammonium- en ureumstikstof aanwezig 
is, met twee verschillende methoden

NEN-EN 15761:2009 en Voorgevormd groeimedium - Bepaling van de lengte, breedte, dikte, 
volume en dichtheid

NEN-EN 15905:2010 en Meststoffen - Bepaling van 3-methylpyrazole (MP) door gebruik van 
hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC)

NEN-EN 15909:2010 en Meststoffen - Bepaling van calcium en formiaat in calciumbladmeststoffen

NEN-EN 15919:2011 en Meststoffen - Extractie van fosfor oplosbaar in 2 % mierenzuur
NEN-EN 15920:2011 en Meststoffen - Extractie van fosfor oplosbaar in 2 % citroenzuur
NEN-EN 15921:2011 en Meststoffen - Extractie van oplosbaar fosfor volgens Petermann bij 65 °C

NEN-EN 15922:2011 en Meststoffen - Extractie van oplosbaar fosfor volgens Petermann bij 
omgevingstemperatuur

NEN-EN 15923:2011 en Meststoffen - Extractie van fosfor oplosbaar in Joulie's alkaline 
ammonium citraat

NPR-CEN/TS 15924:2009 en Meststoffen - Bepaling van de fijnheid van malen van zachte natuurlijke 
fosfaten

NPR-CEN/TS 15925:2009 en Meststoffen - Extractie van de totale hoeveelheid zwavel aanwezig in 
verschillende vormen

NPR-CEN/TS 15926:2009 en Meststoffen - Extractie van in water oplosbare zwavel waarvan zwavel in 
verschillende vormen aanwezig is

NEN-EN 15928:2010 en Meststoffen - Bepaling van de maalfijnheid (droge procedure)
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NEN-EN 15950:2010 en Meststoffen - Bepaling van de N-(1,2-dicarboxyethyl)-D,L asparaginezuur 
(Imino-disuccinezuur, IDHA) met hoge druk vloeistofchromatografie 
(HPLC)

NPR-CEN/TS 15956:2010 en Meststoffen - Extractie van fosfor oplosbaar in minerale zuren
NPR-CEN/TS 15957:2010 en Meststoffen - Extractie van fosfor welke oplosbaar is in neutraal 

ammonium citraat
NPR-CEN/TS 15958:2010 en Meststoffen - Extractie van in water oplosbare fosfor
NPR-CEN/TS 15959:2010 en Meststoffen - Bepaling van extractie fosfor
NPR-CEN/TS 15960:2010 en Meststoffen - Extractie van calcium, magnesium, natrium en zwavel (in 

vormen van sulfaat)
NPR-CEN/TS 15961:2010 en Meststoffen - Extractie van in water oplosbare calcium, magnesium, 

natrium en zwavel (in vormen van zwavel)
NEN-EN 15962:2011 en Meststoffen - Bepaling van het gehalte aan gecomplexeerde micro-

nutriënten en de fractie gecomplexeerde micro-nutriënten
NEN-EN 16024:2011 en Meststoffen - Bepaling van 1H-1,2,4-triazool in ureum en in meststoffen 

die ureum bevatten - Methode met behulp van 
hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC)

NPR-CEN/TS 16032:2010 en Meststoffen - Extractie en de bepaling van de zwavelelementen
NPR-CEN/TS 16195:2011 en Meststoffen - Bepaling van chloriden in de afwezigheid van organisch 

materiaal
NPR-CEN/TS 16196:2011 en Meststoffen - Manganometrische bepaling van geëxtraheerd calcium na 

neerslagvorming in de vorm van oxalaat
NPR-CEN/TS 16197:2011 en Meststoffen - Bepaling van magnesium door atomaire-

absorptiespectrometrie
NPR-CEN/TS 16198:2011 en Meststoffen - Bepaling van magnesium door complexometrie
NPR-CEN/TS 16199:2011 en Meststoffen - Bepalling van geëxtraheerd natrium door vlamemissie 

spectrometrie.
NEN-EN-ISO 7837:2000 en Meststoffen - Bepaling van de stortdichtheid van fijnkorrelige meststoffen

NEN-EN-ISO 10248:1999 en Vloeibare meststoffen - Ontluchting van suspensiemonsters door 
filmvorming

NEN-EN-ISO 10249:1999 en Vloeibare meststoffen - Visueel vooronderzoek en monstervoorbereiding 
voor fysische beproevingen

NEN 2583:1991 nl Kunstmeststoffen - Bepaling van het cadmiumgehalte (van ten minste 10 
mg/kg) met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)

NEN 7430:1998 nl Dierlijke mest en mestproducten - Monstervoorbehandeling door 
homogeniseren - Drijfmest

NEN 7431:1998 nl Dierlijke mest en mestproducten - Monstervoorbehandeling door mengen, 
drogen en malen - Stapelbare mest

NEN 7432:1998 nl Dierlijke mest en mestproducten - Bepaling van de gehalten aan droge stof 
en organische stof - Gravimetrische methode

NEN 7433:1998 nl Dierlijke mest en mestproducten - Monstervoorbehandeling voor de 
bepaling van stikstof, fosfor en kalium - Ontsluiting met zwavelzuur, 
waterstofperoxide en kopersulfaat

NEN 7434:1998 nl Dierlijke mest en mestproducten - Bepaling van het gehalte aan stikstof in 
destruaten

NEN 7436:1998 nl Dierlijke mest en mestproducten - Bepaling van het gehalte aan kalium in 
destruaten

NEN 7437:1998 nl Dierlijke mest en mestproducten - Bepaling van het gehalte aan totaal 
stikstof

NEN 7438:1998 nl Dierlijke mest en mestproducten - Bepaling van het gehalte aan 
ammoniumstikstof - Titrimetrische methode

65.100.01 - Pesticiden en andere landbouwfarmaceutische producten, algemeen
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NEN-ISO 257:2004 en Bestrijdingsmiddelen en andere agro-chemicaliën - Uitganspunten voor de 
keuze van gemeenschappelijke namen

NEN-ISO 1750:2002 en Bestrijdingsmiddelen en andere agro-schemicaliën - Gemeenschappelijke 
namen

NEN-ISO 1750:2002/A3:2002 en Bestrijdingsmiddelen en andere agro-chemicaliën - Gemeenschappelijke 
namen

NEN-ISO 1750:2002/A4:2008 en Bestrijdingsmiddelen en andere agro-chemicaliën - Gemeenschappelijke 
namen

NEN-ISO 1750:2002/A5:2008 en;fr Bestrijdingsmiddelen en andere agro-chemicaliën - Gemeenschappelijke 
namen

NEN-ISO 10990-4:1999 en Diervallen - Deel 4: Methoden voor beproeving van dodende 
vangmiddelen voor gebruik op het land of onderwater

NEN-EN 20-1:1993 en Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de preventieve werking 
tegen Lyctus Brunneus (Stephens) (parketkever) - Deel 1: Toepassing door 
middel van oppervlaktebehandeling (laboratoriummethode)

NEN-EN 20-2:1994 en Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de preventieve werking ten 
opzichte van Lyctus brunneus (Stephens) (parketkever) - Deel 2: 
Toepassing door middel van impregnatie (laboratoriummethode)

NEN-EN 21:1990 en Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de giftgrenswaarde tegen 
Anobium punctatum (De Geer) (kleine houtworm) door het overbrengen 
van larven. (laboratoriummethode)

NEN-EN 21:1990 nl Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de giftgrenswaarde tegen 
Anobium punctatum (De Geer) (kleine houtworm) door het overbrengen 
van larven. (laboratoriummethode)

NEN-EN 22:1975 en Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de curatieve werking ten 
opzichte van Hylotrupes bajulus (Linnaeus) larven (huisboktor) - 
Laboratoriummethode

NEN-EN 46-1:2009 en Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de beschermende werking 
tegen net uitgekomen larven van Hylotrupes bajalus (Linnaeus) - Deel 1: 
Aanbrengen door oppervlaktebehandeling (Laboratoriummethode)

NEN-EN 46-2:2009 en Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de beschermende werking 
tegen Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Deel 2: Eierdodend effect 
(Laboratoriummethode)

NEN-EN 47:2005/C1:2007 en Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de giftgrenswaarde tegen 
larven van Hylotrupes bajalus (Linnaeus) - (Laboratoriummethode)

NEN-EN 47:2005 en Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de giftgrenswaarde tegen 
larven van Hylotrupes bajalus (Linnaeus) - (Laboratoriummethode)

NEN-EN 48:2005 en Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de curatieve werking tegen 
larven van Anobium punctatum (De Geer) (laboratoriummethode)

NEN-EN 49-1:2005 en Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de preventieve werking 
tegen Anobium punctatum (De Geer) kleine houtworm aan de hand van 
het aantal gelegde eieren en de hoeveelheid overlevende larven - Deel 1: 
Toepassing door middel van oppervlaktebehandeling 
(laboratoriummethode)

NEN-EN 49-2:2005 en Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de preventieve werking 
tegen Anobium punctatum (De Geer) (kleine houtworm) aan de hand van 
het aantal gelegde eieren en de hoeveelheid overlevende larven - Deel 2: 
Toepassing door middel van impregneren (Laboratoriummethode)

71.100.50 - Houtbeschermingsmiddelen

65.145 - Jacht
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NEN-EN 73:1990 nl Houtverduurzamingsmiddelen - Versnelde veroudering van behandeld 
hout, voorafgaande aan biologische beproeving - Methode van 
veroudering door verdamping

NEN-EN 73:1990 en Houtverduurzamingsmiddelen - Versnelde veroudering van behandeld 
hout, voorafgaande aan biologische beproeving - Methode van 
veroudering door verdamping

NEN-EN 84:1997 en Houtverduurzamingsmiddelen - Versnelde veroudering van behandeld 
hout voorafgaande aan biologische beproevingen - Uitloogmethode

NEN-EN 113:1996 en Houtverduurzamingsmiddelen - Beproevingsmethode voor de bepaling 
van de preventieve werking tegen houtaantastende basidiomyceten - 
Bepaling van de giftgrenswaarden

NEN-EN 113:1996/A1:2004 en Houtverduurzamingsmiddelen - Beproevingsmethode voor de bepaling 
van de preventieve werking tegen houtaantastende basidiomyceten - 
Bepaling van de gifgrenswaarden

NEN-EN 117:2005 en Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van giftgrenswaarden tegen 
Recticulitermes soorten (Europese termieten) (Laboratoriummethode)

NEN-EN 118:2005 en Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de beschermende werking 
tegen Reticulitermes soorten (Europese termieten) (Laboratorium 
methode)

NEN-EN 152-1:1991 nl Houtverduurzamingsmiddelen - Beproevingsmethoden - 
Laboratoriummethode voor de bepaling van de beschermende werking van 
een preventieve behandeling tegen blauwschimmels van verwerkt hout - 
Deel 1: Behandeling door bestrijken

NEN-EN 152-1:1991 en Houtverduurzamingsmiddelen - Laboratoriummethode voor de bepaling 
van de beschermende werking van een preventieve behandeling tegen 
blauwschimmels van verwerkt hout - Deel 1: Behandeling door bestrijken

NEN-EN 152-2:1991 nl Houtverduurzamingsmiddelen - Beproevingsmethoden - 
Laboratoriummethode voor de bepaling van de beschermende werking van 
een preventieve behandeling tegen blauwschimmels van verwerkt hout - 
Deel 2:Behandeling volgens methoden anders dan bestrijken

NEN-EN 152-2:1991/C1:1991 nl Houtverduurzamingsmiddelen - Beproevingsmethoden - 
Laboratoriummethode voor de bepaling van de beschermende werking van 
een preventieve behandeling tegen blauwschimmels van verwerkt hout - 
Deel 2:Behandeling volgens methoden anders dan bestrijken

NEN-EN 152-2:1991 en Houtverduurzamingsmiddelen - Laboratoriummethode voor de bepaling 
van de beschermende werking van een preventieve behandeling tegen 
blauwschimmels van verwerkt hout - Deel 2:Behandeling volgens 
methoden anders dan bestrijken

NEN-EN 212:2003 en Houtverduurzamingsmiddelen - Algemene richtlijnen voor monsterneming 
en voorbereiding voor het onderzoek van houtverduurzamingsmiddelen en 
behandeld hout

NEN-EN 252:1991 en Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de relatieve beschermende 
werking bij contact met de grond - Veldonderzoekmethode

NEN-EN 252:1991 nl Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de relatieve beschermende 
werking bij contact met de grond - Veldonderzoekmethode

NEN-EN 275:1993 en Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de preventieve werking 
tegen mariene boorders
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NEN-EN 330:1994 en Houtverduurzamingsmiddelen - Beproevingsmethode in het veld voor de 
bepaling van de relatieve beschermende werking van een 
houtverduurzamingsmiddel voor gebruik onder een beschermlaag en niet 
in contact met de grond - L-constructie-methode

NEN-EN 335-1:2006 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - Definitie van 
gebruiksklassen - Deel 1: Algemeen

NEN-EN 335-2:2006 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - Definitie van 
gebruiksklassen - Deel 2: Massief hout

NEN-EN 351-1:2007 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - Met 
verduurzamingsmiddelen behandeld massief hout - Deel 1: Classificatie 
van de indringing en retentie van verduurzamingsmiddelen

NEN-EN 351-2:2007 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - Met 
verduurzamingsmiddelen behandeld massief hout - Deel 2: Richtlijn voor 
de monsterneming en de analyse van met verduurzamingsmiddelen 
behandeld hout

NEN-EN 370:1993 en Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de curatieve werking door 
verhindering van het verschijnen van Anobium punctatum (kleine 
houtworm) (De Geer)

NEN-EN 599-1:2009 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - Effectiviteit 
van preventieve houtverduurzamingsmiddelen zoals bepaald door 
biologische beproevingen - Deel 1: Specificaties volgens risicoklasse

NEN-EN 599-2:1995 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde produkten - Prestatie van 
houtverduurzamingsmiddelen zoals bepaald door biologische 
beproevingen - Deel 2: Klasse-indeling en etikettering

NVN-ENV 807:2001 en Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de werking tegen 
zachtrotschimmel en andere grondbewonende micro-organismen

NPR-CEN/TS 839:2011 en Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de beschermende werking 
tegen houtaantastende basidiomyceten - Toepassing door behandeling van 
het oppervlak

NEN-EN 927-1:1996 en Verven en vernissen - Verf en verfsystemen voor hout voor buitengebruik -
Deel 1: Classificatie en selectie

NEN-EN 1014-1:2010 en Houtverduurzaming - Creosoot en gecreosoteerd hout - Methoden voor 
monsterneming en analyse - Deel 1: Procedure voor het bemonsteren van 
creosoot

NEN-EN 1014-2:2010 en Houtverduurzaming - Creosoot en gecreosoteerd hout - Methode voor 
monsterneming uit creosoot en analyse - Deel 2: Procedure voor de 
monsterneming van gecreosoteerd hout, voor daar op volgende analyse

NEN-EN 1014-3:2010 en Houtverduurzaming - Creosoot en gecreosoteerd hout - Methoden voor 
monsterneming en analyse - Deel 3: Bepaling van het benzo(a )pyreen-
gehalte van creosoot

NEN-EN 1014-4:2010 en Houtverduurzamingsmiddelen - Creosoot en gecreosoteerd hout - 
Methoden voor monsterneming en analyse - Deel 4: Bepaling van het 
gehalte aan water extraheerbare fenolen in creosoot

NVN-ENV 1250-1:1995 en Houtverduurzamingsmiddelen - Methoden voor het meten van het verlies 
aan actieve bestanddelen en andere verduurzamingsbestanddelen uit 
behandeld hout - Deel 1: Laboratoriummethode voor het verkrijgen van 
analysemonsters voor het meten van de verliezen door verdamping naar de 
lucht
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NVN-ENV 1250-2:1995 en Houtverduurzamingsmiddelen - Methoden voor het meten van het verlies 
aan actieve bestanddelen en andere verduurzamingsbestanddelen uit 
behandeld hout - Deel 2: Laboratoriummethode voor het verkrijgen van 
analysemonsters voor het meten van verliezen door uitloging in water of 
kunstmatig zeewater

NEN-EN 1390:2007 en Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de curatieve werking ten 
opzichte van Hylotrupes bajulus (Linnaeus) larven - 
Laboratoriummethode

NPR-CEN/TS 12037:2004 en Houtverduurzamingsmiddelen - Beproevingsmethode in het veld voor de 
bepaling van de relatieve beschermende werking van een 
houtverduurzamingsmiddel niet in contact met de grond - Methode met 
horizontale lapnaad

ENV 12404:1997 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - Beoordeling 
van de beschermende werking van een schimmeldodend middel in 
metselwerk om de groei van de huiszwam Serpula lacrymans 
(Schuhmacher ex Fries) S.F. Gray in hout te voorkomen

NEN-EN 12490:2010 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - Met 
verduurzamingsmiddel behandeld massief hout - Bepaling van de 
indringdiepte en de retentie van creosoot in behandeld hout

NEN-EN 13991:2003 en Afgeleide producten van steenkoolpyrolyse - Op koolteer gebaseerde 
oliën: creosoot - Specificaties en beproevingsmethoden

NEN-EN 14128:2004 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - Prestatie-eisen 
voor curatieve houtverduurzamingsmiddelen op basis van biologische 
beproevingen

NPR-CR 14244:2001 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - Aanbevelingen 
voor de meting van emissies in praktijksituaties uit behandeld hout

NPR-CEN/TR 14542:2003 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - Richtlijnen 
voor de validiteit van testresultaten van inmiddels herziene normen

NPR-CEN/TR 14723:2004 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - Beproevingen 
onder veldomstandigheden en versnelde veroudering (FACT) voor 
houtverduurzamingsmiddelen zonder grondcontact

NPR-CEN/TR 14734:2004 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - Bepaling van 
de behandelbaarheid van houtsoorten die geïmpregneerd worden met 
houtverduurzamingsmiddelen - Laboratoriummethode

CEN/TR 14823:2003 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - Kwantitatieve 
bepaling van pentachloorphenol in hout - Gaschromatografische methode

NPR-CEN/TR 14839:2004 en Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de preventieve werking 
tegen houtaantastende basisdiomyceten

NPR-CEN/TR 15046:2005 en Houtverduurzamingsmiddelen - Kunstmatige veroudering bij behandeld 
hout voorafgaande aan biologische beproeving - UV-straling en water-
sproeiprocedure

CEN/TS 15082:2005 en Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de preventieve werking 
tegen sapvlekschimmels en schimmels op vers gezaagd hout - Beproeving 
ter plekke

CEN/TS 15083-1:2005 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - Bepaling van 
de natuurlijke duurzaamheid van massief hout tegen houtaantastende 
schimmels - Deel 1: Basisdiomyceten

CEN/TS 15083-2:2005 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - Bepaling van 
de natuurlijke duurzaamheid van massief hout tegen houtaantastende 
schimmels - Deel 2: Zachtrotschimmel
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NPR-CEN/TR 15119:2005 en Duurzaamheid van hout en houtachtige producten - Schatting van emissies 
van met verduurzamingsmiddelen behandeld hout aan de omgeving - Hout 
bewaard in de opslagplaats en voor houten basisproducten blootgesteld 
aan gebruikersklasse 3 (niet bedekt, niet in contact met de grond), en 
blootgesteld aan gebruikersklasse 4 of 5 (in contact met de grond, 
zoetwater of zeewater) - Laboratoriummethode

CEN/TS 15119-1:2008 en Duurzaamheid van hout en houtachtige producten - Bepaling van emissies 
van met verduurzamingsmiddelen behandeld hout naar de omgeving - 
Deel 1: Hout na behandeling bewaard in de opslagplaats en houten 
basisproducten blootgesteld aan gebruiksklasse 3 (niet bedekt, niet in 
contact met de grond) - Laboratoriummethode

CEN/TS 15119-2:2008 en Duurzaamheid van hout en houtachtige producten - Bepaling van emissies 
van met verduurzamingsmiddelen behandeld hout naar de omgeving - 
Deel 2: Houten basisproducten blootgesteld in gebruiksklasse 4 of 5 (in 
contact met de grond, zoetwater of zeewater) - Laboratoriummethode

NEN-EN 15228:2009 en Hout voor constructieve toepassingen dat met verduurzamingsmiddelen 
tegen biologische aantasting is behandeld

NPR-CEN/TS 15397:2006 en Houtverduurzamingsmiddelen - Methode voor het vooraf conditioneren 
van behandelde houtmonsters niet met in contact met de grond 
voorafgaande aan een biologische beproevingsmethode

NEN 2907:1985 nl Houtverduurzaming - Bescherming door middel van bestrijken en 
bespuiten met de hand

NEN 2908:1985 nl Houtverduurzaming - Sproeien in een cabine
NEN 2909:1985 nl Houtverduurzaming - Dompelen
NEN 2910:1985 nl Houtverduurzaming - Drenken
NEN 2911:1985 nl Houtverduurzaming - Dompelen gevolgd door diffusie
NEN 2912:1985 nl Houtverduurzaming - Vacuümmethode
NEN 2913:1992/C1:1992 nl Houtverduurzaming - Vacuüm- en drukmethode - Behandeling met 

creosootolie (creosoteren) - Eisen in relatie tot de toepassing van het hout

NEN 2913:1992 nl Houtverduurzaming - Vacuüm- en drukmethode - Behandeling met 
creosootolie (creosoteren) - Eisen in relatie tot de toepassing van het hout

NEN 2930:1991 nl Houtverduurzaming - Vacuüm- en drukmethode - Behandeling met 
middelen anders dan creosootolie

NEN-EN 1425:1999/A1:2006 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Karakterisering van de direct 
waarneembare eigenschappen

NEN-EN 1425:1999 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Karakterisering van de direct 
waarneembare eigenschappen

NEN-EN 1426:2007 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de naaldpenetratie

NEN-EN 1427:2007 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van het verwekingspunt 
- Ring- en kogelmethode

NEN-EN 1428:1999 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van het gehalte aan 
water in bitumenemulsies - Azeotropisch destillatiemethode

NEN-EN 1429:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de zeefrest van 
bitumenemulsies, en bepaling van de opslagstabiliteit door zeven

NEN-EN 1430:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de deeltjespolariteit 
van bitumenemulsies

NEN-EN 1431:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de hoeveelheid 
residu en het oliedestillaat van bitumenemulsies door destillatie

NEN-EN 12592:2007 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de oplosbaarheid

75.140 - Was, bitumenproducten en andere aardolieproducten
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NEN-EN 12593:2007 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van het breekpunt 
volgens Fraass

NEN-EN 12594:2007 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Monstervoorbehandeling
NEN-EN 12595:2007 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de kinematische 

viscositeit
NEN-EN 12596:2007 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de dynamische 

viscositeit met een vacuümcapillair
NEN-EN 12597:2000 en;fr;de Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Terminologie
NEN-EN 12606-1:2007 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van het gehalte aan 

paraffinewas - Deel 1: Destillatiemethode
NEN-EN 12606-2:1999 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van het gehalte aan 

paraffinewas - Deel 2: Extractiemethode
NEN-EN 12607-1:2007 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de weerstand tegen 

verharding onder de invloed van warmte en lucht - Deel 1: RTFOT-
methode

NEN-EN 12607-2:2007 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de weerstand tegen 
verharding onder de invloed van warmte en lucht - Deel 2: TFOT-methode

NEN-EN 12607-3:2007 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de weerstand tegen 
verharding onder de invloed van warmte en lucht - Deel 3: RFT-methode

NEN-EN 12697-16:2004 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Afslijting doorspijkerbanden

NEN-EN 12697-18:2004 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 18: Afgedropen bindmiddel

NEN-EN 12697-18:2004 nl Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 18: Afgedropen bindmiddel

NEN-EN 12697-19:2004+A1:2007 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 19: Doorlatendheid van proefstukken

NEN-EN 12697-19+A1:2007 nl Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 19: Doorlatendheid van proefstukken

NEN-EN 12697-22:2004+A1:2007 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 22: Wielspoorproef

NEN-EN 12697-24+A1:2007 nl Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 24: Weerstand tegen vermoeiing

NEN-EN 12697-24:2004+A1:2007 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 24: Weerstand tegen vermoeiing

NEN-EN 12697-27:2001 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 27: Monsterneming

NEN-EN 12697-27:2001 nl Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 27: Monsterneming

NEN-EN 12697-28:2001 nl Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 28: Bereiding van monsters voor de bepaling van het 
bindmiddelgehalte, watergehalte en de korrelverdeling

NEN-EN 12697-28:2001 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 28: Bereiding van monsters voor de bepaling van het 
bindmiddelgehalte, watergehalte en de korrelverdeling

NEN-EN 12697-30:2004+A1:2007 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 30: Proefstukken verdicht met een slagverdichter

NEN-EN 12697-32:2003+A1:2007 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 32: Verdichting van bitumineuze mengsels in het laboratorium met 
een trillingsverdichter

NEN-EN 12697-33:2004+A1:2007 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 33: Proefplaten verdicht met een handwals

NEN-EN 12697-33+A1:2007 nl Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 33: Proefplaten verdicht met een handwals
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NEN-EN 12697-34:2004+A1:2007 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 34: Marshallproef

NEN-EN 12846-1:2011 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de uitstroomtijd 
met een uitstroombeker - Deel 1: Bitumineuze emulsies

NEN-EN 12846-2:2011 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de uitstroomtijd 
met een uitstroombeker - Deel 2: Bindmiddelen voor cut-back en 
vloeibitumen

NEN-EN 12847:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van het ontmenggedrag 
van bitumenemulsies

NEN-EN 12848:2002 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de mengstabiliteit 
van bitumenemulsies met cement

NEN-EN 12848:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de mengstabiliteit 
van bitumenemulsies met cement

NEN-EN 12849:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van het 
penetratievermogen van bitumenemulsies

NEN-EN 12850:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de pH-waarde van 
bitumenemulsies

NEN-EN 12970:2000 en Gietasfalt voor afdichtingen - Definities, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 13074-1:2011 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Stabilisatie van bindmiddelen 
van bitumineuze emulsies of van cut-back of van 
vloeipolymeerbitumenemulsie - Deel 1: Stabilisatie door verdamping

NEN-EN 13074-2:2011 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Terugwinning van bindmiddelen 
van bitumineuze emulsies of van cut-back of van fluxed bitumineus 
bindmiddelen - Deel 2: Stabilisatie na terugwinning door verdamping

NEN-EN 13075-1:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van het breekgedrag - 
Deel 1: Bepaling van de breekwaarde van kationische bitumenemulsies,  
methode met minerale vulstof

NEN-EN 13075-2:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van het breekgedrag - 
Deel 2: Bepaling van de mengtijd van kationisch bitumenemulsies

NEN-EN 13179-1:2000 en Beproevingen voor minerale vulstof in bitumineuze mengsels - Deel 1: 
Deltaring- en kogelproef

NEN-EN 13179-2:2000 en Beproevingen voor minerale vulstof in bitumineuze mengsels - Deel 2: 
Bitumengetal

NEN-EN 13301:2010 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van neiging tot 
vlekvorming van bitumen

NEN-EN 13302:2010 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van viscositeit van 
bitumen met gebruik van een rotatieviscositeitsmeter

NEN-EN 13303:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van het massaverlies na 
verhitting van bitumen voor industriële toepassingen

NEN-EN 13304:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Raamwerk voor de specificatie 
van geoxideerde bitumen

NEN-EN 13305:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Raamwerk voor de specificatie 
van harde bitumen voor industriële toepassingen

NEN-EN 13358:2010 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van het 
destillatieverloop van vloeibitumenproducten gemaakt met vloeibare 
mineralen

NEN-EN 13398:2010 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van het elastisch herstel 
van gemodificeerd bitumen

NEN-EN 13399:2010 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van opslagstabiliteit 
van gemodificeerd bitumen
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NEN-EN 13587:2010 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de 
trekeigenschappen van bitumineuze bindmiddelen door middel van de 
trekproef

NEN-EN 13614:2011 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van het 
hechtingsvermogen van bitumenemulsies door onderdompelproef in water

NEN-EN 13632:2010 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Visualisatie van dispersies van 
polymeren in met polymeren gemodificeerd bitumen

NEN-EN 13702:2010 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de dynamische 
viscositeit van gemodificeerd bitumen door kegel en plaat methode - 
Kegel en plaat methode

NEN-EN 13991:2003 en Afgeleide producten van steenkoolpyrolyse - Op koolteer gebaseerde 
oliën: creosoot - Specificaties en beproevingsmethoden

NEN-EN 14260:2003 en Afgeleide producten van steenkoolpyrolyse - Koolteer en op koolteer 
gebaseerde bindmiddelen en gerelateerde producten:Wegenteer - 
Eigenschappen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14261:2003 en Afgeleide producten van steenkoolpyrolyse - Koolteer en op koolteer 
gebaseerde bindmiddelen en gerelateerde producten: vuurvaste 
bindmiddelen - Eigenschappen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14262:2003 en Afgeleide producten van steenkoolpyrolyse - Koolteer en op koolteer 
gebaseerde bindmiddelen: briketting pitch - Eigenschappen en 
beproevingsmethoden

NEN-EN 14263:2003 en Afgeleide producten van steenkoolpyrolyse - Koolteer en op koolteer 
gebaseerde bindmiddelen: carbon binder pitch - Eigenschappen en 
beproevingsmethoden

NEN-EN 14264:2003 en Afgeleide producten van steenkoolpyrolyse - Koolteer en op koolteer 
gebaseerde bindmiddelen en gerelateerde producten: impregnating pitch - 
Eigenschappen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14265:2003 en Afgeleide producten van steenkoolpyrolyse - Koolteer en op koolteer 
gebaseerde bindmiddelen en gerelateerde producten: painting tar - 
Eigenschappen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14266:2003 en Afgeleide producten van steenkoolpyrolyse - Koolteer en op koolteer 
gebaseerde bindmiddelen en gerelateerde producten: Teer voor deklagen - 
Eigenschappen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14733:2005+A1:2010 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bitumineuze emulsies, 
productiecontrole door de producent van bitumenemulsies en 
vloeibitumenproducten

NEN-EN 14769:2005 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Lange-termijn 
verouderingsconditionering met een verouderingsdrukvat (PAV)

NEN-EN 14770:2005 en Bitumen and bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van complexe 
afschuifmodulus en fasehoek - Dynamische Afschuif Rheometer (DSR)

NEN-EN 14771:2005 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de 
buigkruipstijfheid - Buigproef Rheometer (BBR)

NEN-EN 15322:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Raamwerk voor de specificatie 
van vloeibitumen

NEN-EN 15323:2007 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Versnelde lange-termijn 
verouderingscondities door de roterende cilinder methode (RCAT)

NPR-CEN/TS 15324:2008 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de equivisceuse 
temperatuur gebaseerd op Low Shear Viscositeit met een Dynamic Shear 
Rheometer in lage frequentiebestand

NPR-CEN/TS 15325:2008 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van Zero Shear 
Viscocity (ZSV) met een in de kruipstand Shear Stress Rheometer

NEN-EN 15326:2007+A1:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Meting van de dichtheid en 
zwaartekracht - Methode met pyknometer met stop met capillair
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NPR-CEN/TR 15352:2006 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Ontwikkeling van 
prestatiegebonden specificaties: statusrapport 2005

NEN-ISO 2908:1979 en Paraffine - Bepaling van het oliegehalte
NEN-ISO 3841:1979 en Paraffine - Bepaling van het smeltpunt met behulp van de afkoelgrafiek

NEN-ISO 6244:1982 en Paraffinewas en petrolatum - Bepaling van het druppelpunt
NEN 3901:1982 nl Bitumen- en teerprodukten - Algemeen gedeelte: benamingen, definities 

en regels voor de keuring
NEN 3904:1982 nl Bitumen- en teerprodukten - Bitumenemulsies
NEN 3905:1982 nl Bitumen-en teerprodukten - Vloeibitumen
NEN 3906:1982 nl Bitumen- en teerprodukten - Asfaltkleefmiddel voor wegenbouwkundige 

toepassing
NEN 3913:1982 nl Bitumen-en teerprodukten - Voegvullingsmassa
NEN 3940:1982 nl Bitumen- en teerprodukten - Monsterneming
NEN 3942:1978 nl Bitumineuze materialen - Bepaling van de dichtheid - 

Indompelingsmethode
NEN 3943:1978 nl Bitumineuze materialen - Bepaling van de dichtheid - Pyknometermethode

NEN 3945:1982 nl Bitumen- en teerprodukten - Bepaling van de equiviscositeitstemperatuur 
(EVT)

NEN 3947:1982 nl Bitumen- en teerprodukten - Bepaling van de uitstroomtijd met de ISO- en 
DIN-uitstroombeker

NEN 3950:1982 nl Bitumen- en teerprodukten - Bepaling van de penetratie-index (PI) van 
bitumen

NEN 3951:1978 nl Bitumineuze materialen - Destillatie van vloeibitumina en 
bitumenoplossingen

NEN 3952:1978 nl Bitumineuze materialen - Destillatie van teerprodukten
NEN 3960:1978 nl Bitumineuze materialen - Bepaling van de weerstand tegen verdringing 

door water
NEN 3963:1978 nl Bitumineuze materialen - Bepaling van het gehalte aan teerzuren van 

steenkoolteerprodukten
NEN 3968:1978 nl Bitumineuze materialen - Bepaling van de vloei van voegvullingsmassa

NEN 3969:1978 nl Bitumineuze materialen - Kogelvalproef voor voegvullingsmassa
NEN 3970:1978 nl Bitumineuze materialen - Rekhechtproef voor voegvullingsmassa
NEN 3971:1991 nl Bitumen- en teerprodukten - Terugwinning van bitumen uit asfalt ten 

behoeve van kwalitatief onderzoek
NEN 7331:2007 nl Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van de gehalten aan 

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, 
tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische methode 
met massaspectrometrische detectie

NPR-EGKS 3:1986 nl Vergelijkingswaarden voor de hardheid van staal
NPR-EGKS 4:1986 nl Herleidingswaarden hardheid-treksterkte van staal
NEN-EN 10229:1998 en Beoordeling van de weerstand van producten van staal tegen 

scheurvorming door de inwerking van waterstof (HIC)
NEN-EN 10229:1998 nl Beoordeling van de weerstand van producten van staal tegen 

scheurvorming door de inwerking van waterstof (HIC)
NEN-EN 10274:1999 en Metalen - Afschuifproef met een valgewicht
NEN-EN 10275:1999 en Metalen - Hydraulische ringoprekproef
NEN-EN 10291:2000 en Metalen - Eénassige kruipproef onder trekspanning - Beproevingsmethode

NEN-EN 10319-1:2003 en Metallieke materialen - Beproeven van spanningsvermindering - Deel 1: 
Procedure voor het beproeven van machines

77.040.10 - Mechanische beproeving van metalen
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NEN-EN 10319-2:2006 en Metallieke materialen - Beproeven van spanningsvermindering - Deel 2: 
Procedure voor boutverbindingen

NEN-EN 10325:2006 en Staal - Bepaling van de vloeigrens toename door het effect van warmte-
behandeling (Bake-Hardening-Index)

NEN-EN 10328:2005 en IJzer en staal - Bepaling van de hardingsdiepte na oppervlakteverhitting

CWA 15261-1:2005 en Onzekerheidsmetingen in mechanische beproevingen op metallische 
materialen - Deel 1: De evaluatie van onzekerheden in lagecyclus 
vermoeiingsbeproevingen

CWA 15261-2:2005 en Onzekerheidsmetingen in mechanische beproevingen op metallische 
materialen - Deel 2: De evaluatie van onzekerheden in trekproef

CWA 15261-3:2005 en Onzekerheidsmetingen in mechanische beproevingen op metallische 
materialen - Deel 3: De evaluatie van onzekerheden in kruipproef

CWA 15627:2007-12 en Small Punch Test Method for Metallic Materials
NEN-EN-IEC 61788-6:2008 en Superconductivity - Part 6: Mechanical properties measurement - Room 

temperature tensile test of Cu/Nb-Ti composite superconductors

NEN-EN-ISO 148-1:2010 en Metalen - Kerfslagproef volgens Charpy - Deel 1: Beproevingsmethode

NEN-EN-ISO 148-2:2009 en Metalen - Kerfslagproef volgens Charpy - Deel 2: Kalibratie van 
meettoestellen

NEN-EN-ISO 148-3:2009 Metalen - Kerfslagproef volgens Charpy - Deel 3: Voorbereiding en 
karakterisering van kerfslagproef volgens Charpy voor indirecte verificatie 
van het beproevingstoestel (slingertoestel)

NEN-EN-ISO 204:2009 en Metalen - Eénassige kruipproef bij trekbelasting - Beproevingsmethode

NEN-EN-ISO 376:2004 en Metalen:IJking van krachtmeetinstrumenten die voor de kalibratie van 
éénassige beproevingstoestellen worden gebruikt

NEN-EN-ISO 376:2011 en Metalen - IJking van krachtmeetinstrumenten die voor de kalibratie van 
éénassige beproevingstoestellen worden gebruikt

NEN-EN-ISO 377:1997 nl Staal en producten van staal - Ligging en voorbereiding van monsters en 
proefstaven voor mechanische beproeving

NEN-ISO 1099:2006 en Metallische materialen - Vermoeiingsproeven - Axiale-sterkte-controle 
methode

NEN-ISO 1143:2010 en Metalen - Vermoeiingsbeproeving bij een roterende staaf door middel van 
buigen

NEN-ISO 1352:2011 en Metalen - Torsie-bestuurde vermoeiingsproeven
NEN-EN-ISO 2566-1:1999 en Staal - Conversie van rekwaarden - Deel 1: Koolstofstaal en 

laaggelegeerde staalsoorten
NEN-EN-ISO 2566-2:1999 en Staal - Conversie van rekwaarden - Deel 2: Austenitische staalsoorten

NEN-EN-ISO 2739:2010 en Bussen van gesinterd metaal - Bepaling van de radiale druksterkte
NEN-EN-ISO 2740:2009 en Gesinterde metalen met uitzondering van hardmetalen - Proefstaven voor 

de trekproef
NEN-ISO 3312:1993 en Gesinterde metalen en hardmetalen - Bepaling van de elasticiteitsmodulus

NEN-EN-ISO 3325:1999 en Gesinterde metalen, exclusief hardmetalen - Bepaling van de buigsterkte

NEN-EN-ISO 3325:1999/A1:2002 en Gesinterde metalen, exclusief hardmetalen - Bepaling van de buigsterkte

NEN-EN-ISO 3327:2009 en Hardmetalen - Bepaling van de buigsterkte
NEN-EN-ISO 3738-1:2010 en Hardmetalen - Hardheidsmeting volgens Rockwell (schaal A) - Deel 1: 

Beproevingsmethode
NEN-EN-ISO 3738-2:2006 en Hardmetalen - Beproeving volgen Rockwell (schaal A) - Deel 2: Bereiding 

en kalibratie van standaard testblokken
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NEN-EN-ISO 3785:2006 en Metalen - Aanduiding van de assen van proefstukken in relatie tot de 
productiestructuur

NEN-EN-ISO 3928:2006 en Gesinterde metalen, met uitzondering van hardmetalen - 
Vermoeiingsproefstukken

NEN-ISO 3995:1993 en Poeders van metalen - Bepaling van de buigsterkte van een samengeperste 
proefstaaf met een rechthoekige doorsnede

NEN-EN-ISO 4498:2010 en Gesinterde metalen, met uitzondering van hardmetalen - Bepaling van 
schijnbare hardheid en micro-hardheid

NEN-ISO 4506:1993 en Hardmetalen - Drukproef
NEN-EN-ISO 4507:2007 en Gesinterde ferro materialen, gecarboneerd of gecarbonitreerd - Bepaling 

en verificatie van carboneerdiepte door de micro-
hardheidbeproevingsmethode

NEN-EN-ISO 4545-1:2005 en Metalen - Hardheidsmeting volgens Knoop - Deel 1: Beproevingsmethode

NEN-EN-ISO 4545-2:2005 en Metalen - Hardheidsmeting volgens Knoop - Deel 2: Verificatie en ijking 
van beproevingsmachines

NEN-EN-ISO 4545-3:2005 en Metalen - Hardheidsmeting volgens Knoop - Deel 3: IJking van 
standaardblokken

NEN-EN-ISO 4545-4:2005 en Metalen - Hardheidsmeting volgens Knoop - Deel 4: Tabellen voor 
hardheidswaarden

NEN-ISO 4739:1988 en Kneedkoper en kneedkoperlegeringen - Monsterneming en behandeling 
van proefstukken en proefstaven voor mechanische beproeving

NEN-ISO 5754:1993 en Gesinterde metalen, met uitzondering van hardmetalen - Ongekerfde 
proefstaven voor de kerfslagproef

NEN-EN-ISO 6506-1:2006 en Metalen - Hardheidsmeting volgens Brinell - Deel 1: Beproevingsmethode

NEN-EN-ISO 6506-2:2006 en Metalen - Hardheidsmeting volgens Brinell - Deel 2: Kalibratie van 
meettoestellen

NEN-EN-ISO 6506-3:2006 en Metalen - Hardheidsmeting volgens Brinell - Deel 3: IJking van standaard 
blokken

NEN-EN-ISO 6506-4:2006 en Metalen - Hardheidsmeting volgens Brinell - Deel 4:Tabel van 
hardheidswaarden

NEN-EN-ISO 6507-1:2006 en Metalen - Hardheidsmeting volgens Vickers - Deel 1: 
Beproevingsmethode

NEN-EN-ISO 6507-2:2006 en Metalen - Hardheidsmeting volgens Vickers - Deel 2: Verificatie en 
kalibratie van meettoestellen

NEN-EN-ISO 6507-3:2006 en Metalen - Hardheidsmeting volgens Vickers - Deel 3: IJking van standaard 
blokken

NEN-EN-ISO 6507-4:2006 en Metalen - Hardheidsmeting volgens Vickers - Deel 4: Tabellen en 
hardheidswaarden

NEN-EN-ISO 6508-1:2006 en Metalen - Hardheidsmeting volgens Rockwell - Deel 1: 
Beproevingsmethode (schalen A, B, C, D, E, F, G , H, K, N, T)

NEN-EN-ISO 6508-2:2006 en Metalen - Hardheidsmeting volgens Rockwell - Deel 2: Verificatie en 
kalibratie van meettoestellen (schaal A, B, C, D, E, F, G , H, K, N, T)

NEN-EN-ISO 6508-3:2006 en Metalen - Hardheidsmeting volgens Rockwell - Deel 3: IJking van 
standaardblokken (schaal A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

NEN-EN-ISO 6892-1:2009 en Metalen - Trekproef - Deel 1: Beproevingsmethode bij kamertemperatuur

NEN-EN-ISO 6892-2:2011 en Metalen - Trekproef - Deel 2: Beproevingsmethode bij verhoogde 
temperatuur

NEN-EN-ISO 7438:2005 en Metalen - Buigproef
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NEN-EN-ISO 7500-1:2004 en Metalen - Verificatie van éénassige statische beproevingstoestellen - Deel 
1: Trek/drukbanken - Verificatie en kalibratie van het krachtmeetsysteem

NEN-EN-ISO 7500-1:2004/C1:2009 en Metalen - Verificatie van éénassige statische beproevingstoestellen - Deel 
1: Trek/drukbanken - Verificatie en kalibratie van het krachtmeetsysteem

NEN-EN-ISO 7500-2:2007 en Metalen - Verificatie van éénassige statische beproevingstoestellen - Deel 
2: Toestellen voor de kruipproef bij trekbelasting - Verificatie van de 
toegepaste kracht

NEN-EN-ISO 7625:2010 en Gesinterde metalen, met uitzondering van hardmetalen - Bereiding van 
monsters voor chemische analyse voor bepaling van koolstofgehalte

NEN-EN-ISO 7799:2000 en Metalen - Plaat en band met een dikte van 3 mm of minder - Heen- en 
weer buigproef

NEN-ISO 7800:2005 en Metalen - Draad - Simpele torsiebeproeving
NEN-EN-ISO 8491:2004 en Metalen - Buizen (buislengte) - Buigproef
NEN-EN-ISO 8492:2004 en Metalen - Buizen - Pletbeproeving
NEN-EN-ISO 8493:2004 en Metalen - Buizen - Opwijdbeproeving
NEN-EN-ISO 8494:2004 en Metalen - Buizen - Flensbeproeving
NEN-EN-ISO 8495:2004 en Metalen - Buizen - Ringopwijdbeproeving
NEN-EN-ISO 8496:2004 en Metalen - Buizen - Trekbeproeving aan ringen
NEN-EN-ISO 9513:2002 en Metalen - Kalibratie van extensometers gebruikt voor éénassige 

beproeving
NEN-ISO 10113:2006-08 en Metalen - Plaat en band - Bepaling van de plastische 

anisotropiecoëfficiënt (corrected and reprinted)
NEN-ISO 10275:2007 en Metalen - Plaat en band - Bepaling van de verstevigingsexponent
NEN-EN-ISO 12004-1:2008 en Metalen - Plaat en band - Bepaling van de vorminglimiet van curves - 

Deel 1: Meting en toepassing van vormingslimiet van diagrammen in de 
perswerkplaats

NEN-EN-ISO 12004-2:2008 en Metalen - Plaat en band - Bepaling van de vorminglimiet van curven - 
Deel 2: Beplaing van de vormingslimiet van curves in laboratoria

NEN-ISO 12106:2003 en Metallische materialen - Vermoeiingsproeven - Axiale-spanning-controle 
methode

NEN-ISO 12135:2003/C1:2008 en Metalen - Eenduidige beproevingsmethode voor de quasistatische 
bepaling van de breuktaaiheid

NEN-ISO 12135:2003 en Metalen - Eenduidige beproevingsmethode voor de quasistatische 
bepaling van de breuktaaiheid

NEN-EN-ISO 12737:2010 en Metalen - Bepaling van breuktaaiheid bij vlakke vervormingstoestand

NEN-ISO 14317:2006 en Gesinterde metalen met uitzondering van hardmetalen - Bepaling van 
druksterkte

NEN-EN-ISO 14556:2000/A1:2006 en Staal - Kerfslagproef volgens Charpy - Geïnstrumenteerde 
beproevingsmethode - Amendment 1: Annex D: Geïnstrumenteerde 
kerfslagproef volgens Charpy - Gedeeltelijke proefstukken

NEN-EN-ISO 14556:2000 en Staal - Kerfslagproef volgens Charpy - Geïnstrumenteerde 
beproevingsmethode

NEN-EN-ISO 14577-1:2002 en Metalen - Geïnstrumenteerde indeukproef voor hardheid en 
materiaalparameters - Deel 1: Beproevingsmethode

NEN-EN-ISO 14577-2:2002 en Metalen - Geïnstrumenteerde indeukproef voor hardheid en 
materiaalparameters - Deel 2: Verificatie en ijking van 
beproevingstoestellen

NEN-EN-ISO 14577-3:2002 en Metalen - Geïnstrumenteerde indeukproef voor hardheid en 
materiaalparameters - Deel 3: IJking van standaardblokken
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NEN-EN-ISO 14577-4:2007 en Metalen - Geïnstrumenteerde indeukproef voor hardheid en 
materiaalparameters - Deel 4: Beproevingsmethode voor metalen en niet-
metalen deklagen

NEN-ISO 16630:2009 en Metallische materialen - Plaat en band - Gatopwijdproef
NEN-ISO 19819:2004 en Metallische materialen - Trekproef in vloeibare helium
NEN-ISO 20032:2007 en Evaluatiemethode van trekeigenschappen van superkneedbare 

metaalachtige materialen
NEN-EN-ISO 20482:2003 en Metallische materialen - Plaat en band - Indeukproef volgens Erichsen

NEN-ISO 22394:2010 en Hardmetaal - Knoop hardheidsproef
NEN-ISO 22889:2008 en Metalen - Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand tegen 

stabiele scheuruitbreiding met gebruik van lage spanning
NEN-ISO 23718:2007 en;fr Metalen - Mechanische beproeving - Woordenlijst
NEN-ISO 24213:2008 en Metalen - Plaat en band - Methode voor springveerevaluatie in rekbuiging

NPR-ISO/TR 25679:2005 en Mechanisch beproeven van metalen - Symbolen en definities in 
gepubliceerde normen

NEN-EN-ISO 26203-1:2010 en Metalen - Trekproef bij hoge reksnelheden - Deel 1: Elastische staaf type 
systemen

NEN-ISO 27306:2009 en Metalen - Methode ter correctie van verlies aan rekverhindering bij CTOD 
breuktaaiheid ten behoeve van breukevaluatie van stalen onderdelen

NEN-ISO 28079:2009 en Hardmetalen - Palmquist taaiheidsbeproeving
NPR-ISO/TR 29381:2008 en Metalen - Meting van mechanische eigenschappen door een 

geïnstrumenteerde indeukproef - Indeuk- trekeigenschappen

NPR-EGKS 2:1986 nl Lasbare fijnkorrelige constructiestaalsoorten - Adviezen voor het 
verwerken, speciaal voor het lassen

NEN-EN 606:2004 en Etiketten met streepjescodes voor het vervoer en het behandelen van 
staalproducten

NEN-EN 1011-2:2001 en Lassen - Aanbevelingen voor het lassen van metalen - Deel 2: Booglassen 
van ferritische staalsoorten

NEN-EN 1011-2:2001 nl Lassen - Aanbevelingen voor het lassen van metalen - Deel 2: Booglassen 
van ferritische staalsoorten

NEN-EN 10020:2000 nl Definitie en indeling van staalsoorten
NEN-EN 10020:2000 en Definitie en indeling van staalsoorten
NEN-EN 10027-1:2005 nl Systemen voor het aanduiden van staalsoorten - Deel 1: Aanduiding met 

symbolen
NEN-EN 10027-1:2005 en Systemen voor het aanduiden van staalsoorten - Deel 1: Aanduiding met 

symbolen
NEN-EN 10027-2:1993 nl Systemen voor het aanduiden van staalsoorten - Deel 2: Numeriek systeem

NEN-EN 10027-2:1993 en Systemen voor het aanduiden van staalsoorten - Deel 2: Numeriek systeem

NEN-EN 10168:2004 nl Producten van staal - Keuringsdocumenten - Lijst van informatie en 
omschrijving

NEN-EN 10168:2004 en Producten van staal - Keuringsdocumenten - Lijst van informatie en 
omschrijving

NEN-EN 10177:1990 en Chemische analyse van ijzer en staal - Bepaling van het gehalte aan 
calcium in staal met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie 
(vlamtechniek)

NEN-EN 10178:1990 en Chemische analyse van ijzer en staal - Fotometrische bepaling van het 
gehalte aan niobium in staal

NEN-EN 10179:1990 en Chemische analyse van ijzer en staal - Fotometrische bepaling van lage 
gehalten (spoorelementen) aan stikstof in staal

77.080.20 - Staal
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NEN-EN 10181:1990 en Chemische analyse van ijzer en staal - Bepaling van het gehalte aan lood 
in staal met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)

NPR-CEN/TR 10261:2008 en IJzer en staal - Overzicht van beschikbare methoden van chemische 
analyse

NPR-CR 10313:2000 en Indeling van staalsoorten - Voorbeelden voor de indeling in Europese 
normen

NEN-EN 10325:2006 en Staal - Bepaling van de vloeigrens toename door het effect van warmte-
behandeling (Bake-Hardening-Index)

ENV 13797:2000 en Corrosiebescherming - Koolstofstaal en laaggelegeerde staalsoorten voor 
gebruik in waterstofsulfide bevattende omgevingen in de olie- en 
gasproductie - Materialen en beproevingsmethoden - Richtlijnen

NEN-EN-ISO 4945:2009 en Staal - Bepaling van het stikstofgehalte - Spectrofotometrische methode

NEN-ISO 9658:1992 en Staal - Bepaling van het gehalte aan aluminium - Atomaire-
absorptiespectrometrie (vlamtechniek)

NPR-ISO/TS 13899-1:2004 en Steel - Determination of Mo, Nb and W contents in alloyed steel - 
Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method - Part 
1: Determination of Mo content

NEN-ISO 13899-2:2005 en Steel - Determination of Mo, Nb and W contents in alloyed steel - 
Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method - Part 
2: Determination of Nb content

NPR-ISO/TS 13899-3:2005 en Steel - Determination of Mo, Nb and W contents in alloyed steel - 
Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method - Part 
3: Determination of W content

NEN-EN-ISO 13900:2002 en Staal - Bepaling van gehalte aan boor - Curcumine spectrofotometrische 
methode na destillatie

NEN-EN-ISO 15349-2:2003 en Ongelegeerd staal - Bepaling van laag koolstofgehalte - Deel 2: Infrarood 
absorptie methode na verbranding in een inductieoven (met 
voorverwarming)

NEN-ISO 17054:2010 en Routine method for analysis of high alloy steel by X-ray fluorescence 
spectrometry (XRF) by using a near-by technique

NPR-ISO/TR 17055:2002 en Staal - Bepaling van het siliciumgehalte - Methode met atomaire 
emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma

NEN-ISO 17925:2004 en Zinc and/or aluminium based coatings on steel - Determination of coating 
mass per unit area and chemical composition - Gravimetry, inductively 
coupled plasma atomic emission spectrometry and flame atomic 
absorption spectrometry

NEN 6213:1978 nl Chemische analyse van ijzer en staal - Gravimetrische bepaling van het 
gezamenlijke gehalte aan niobium en tantaal in staal

NEN-EN 10028-7:2007 en Platte producten van staalsoorten voor drukvaten - Deel 7: Roestvast staal

NEN-EN 10028-7:2007 nl Platte producten van staalsoorten voor drukvaten - Deel 7: Roestvast staal

NEN-EN 10088-1:2005 nl Roestvaste staalsoorten - Deel 1: Lijst van roestvaste staalsoorten
NEN-EN 10088-1:2005 en Roestvaste staalsoorten - Deel 1: Lijst van roestvaste staalsoorten
NEN-EN 10088-2:2005 nl Roestvaste staalsoorten - Deel 2: Technische leveringsvoorwaarden voor 

plaat en band van corrosievaste staalsoorten voor algemeen gebruik

NEN-EN 10088-2:2005 en Roestvaste staalsoorten - Deel 2: Technische leveringsvoorwaarden voor 
plaat en band van corrosievaste staalsoorten voor algemeen gebruik

NEN-EN 10088-3:2005 en Roestvaste staalsoorten - Deel 3: Technische leveringsvoorwaarden voor 
halfproducten, staven, draad, walsdraad, profielen en blanke producten 
van corrosievaste staalsoorten voor algemeen gebruik

77.140.20 - Corrosievast staal
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NEN-EN 10088-3:2005 nl Roestvaste staalsoorten - Deel 3: Technische leveringsvoorwaarden voor 
halfproducten, staven, draad, walsdraad, profielen en blanke propducten 
van corrosievaste staalsoorten voor algemeen gebruik

NEN-EN 10088-4:2009 en Roestvaste staalsoorten - Deel 4: Technische leveringsvoorwaarden voor 
plaat en band van corrosievast staal voor constructief gebruik

NEN-EN 10088-5:2009 en Roestvast staal - Deel 5: Technische leveringsvoorwaarden voor staven, 
draad, profielen en producten van corrosievast blank staal voor constructie 
doeleinden

NEN-EN 10095:1999 nl Hittevaste staalsoorten en nikkellegeringen
NEN-EN 10095:1999 en Hittevaste staalsoorten en nikkellegeringen
NEN-EN 10250-3:1999 en Vrij-smeedwerk van staal voor algemene constructiedoeleinden - Deel 3: 

Gelegeerd speciaalstaal
NEN-EN 10250-4:1999 en Vrij-smeedwerk van staal voor algemene constructiedoeleinden - Deel 4: 

Roestvrij staal
NEN-EN 10253-3:2009 en Pijpfittings voor lassen - Deel 3: Smeedbaar austenitisch en austenitisch-

ferritisch (duplex) corrosievast staal zonder specifieke inspectie-eisen

NEN-EN 10253-4:2008 en Pijpfittings voor lassen - Deel 4: Smeedbaar austenitisch en austenitische-
ferritische (duplex) corrosievast staal met specifieke keuringseisen

NEN-EN 10253-4:2008/C1:2009 en Pijpfittings voor lassen - Deel 4: Smeedbaar austenitisch en austenitische-
ferritische (duplex) corrosievast staal met specifieke keuringseisen

NEN-EN 10264-4:2002 en Staaldraad en draadproducten - Staaldraad voor kabels - Deel 4: Draad van 
corrosievast staal

NEN-EN 10269:1999 en Staalsoorten en nikkellegeringen voor bevestigingsartikelen met 
gespecificeerde eigenschappen van verhoogde en/of lage temperaturen

NEN-EN 10269:1999/A1:2006/C2:2011 en Staalsoorten en nikkellegeringen voor bevestigingsartikelen met 
gespecificeerde verhoogde en/of lage temperatuureigenschappen

NEN-EN 10269:1999/A1:2006 en Staalsoorten en nikkellegeringen voor bevestigingsartikelen met 
gespecificeerde verhoogde en/of lage temperatuureigenschappen

NEN-EN 10272:2007 en Staven van corrosievaste staalsoorten voor drukvaten
NEN-EN 10277-2:2008 en Producten van blank staal - Technische leveringsvoorwaarden - Deel 2: 

Staalsoorten voor algemene constructieve toepassingen
NEN-EN 10277-4:2008 en Producten van blank staal - Technische leveringvoorwaarden - Deel 4: 

Carboneerstaal
NEN-EN 10277-5:2008 en Producten van blank staal - Technische leveringsvoorwaarden - Deel 5: 

Veredelstaal
NEN-EN 10283:2010 en Corrosievast gietstaal
NEN-EN 10315:2006 en Routinemethode voor analyse van hooggelegeerde staalsoorten door 

röntgenfluorescentiespectrometrie (XRF) met behulp van een 1-standaard 
kalibratie

NPR-CR 10320:2004 en Optische emissie analyse van laaggelegeerde staalsoorten 
(routinemethode) - Methode voor de bepaling van C, Si, S, P, Mn, Cr, Ni 
en Cu

NEN-EN-ISO 683-17:1999 en Warmtebehandelbaar staal, gelegeerde staalsoorten en automatenstaal - 
Deel 17: Kogellagerstaal

NEN-ISO 4952:2006 en Structural steels with improved atmospheric corrosion resistance
NEN-EN-ISO 4957:2000 en Gereedschapsstaal
NEN-EN-ISO 7153-1:2000 en Chirurgische instrumenten - Metalen - Deel 1: Corrosievast staal
NEN-EN-ISO 9444-2:2010 en Continu warmgewalst corrosievast staal - Toleranties op afmetingen en 

vorm - Deel 2: Breedband en plaatstroken
NEN-EN-ISO 9445:2006 en Continu koudgewalst smalband, breedband, plaat en plaatstroken van 

corrosievast staal - Toleranties op afmetingen en vorm
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NEN-EN-ISO 9445-1:2010 en Continu koudgewalst corrosievast staal - Toleranties op afmetingen en 
vorm - Deel 1: Smalband en plaatstroken

NEN-EN-ISO 9445-2:2010 en Continu koudgewalst corrosievast staal - Toleranties op afmetingen en 
vorm - Deel 2: Breedband en plaatstroken

NEN-ISO 15510:2010 en Stainless steels - Chemical composition
NEN-ISO 18632:2010 en Alloyed steel - Determination of manganese - Potentiometric and visual 

titration method

NEN-EN 335-3:1995 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde produkten - Definitie van 
risicoklassen voor biologische aantasting - Deel 3: Toepassing bij op hout 
gebaseerde plaatmaterialen

NEN-EN 350-1:1994 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde produkten - Natuurlijke 
duurzaamheid van massief hout - Deel 1: Richtlijn voor de principes van 
het beproeven en het classificeren van de natuurlijke duurzaamheid van 
hout

NEN-EN 350-2:1994 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde produkten - Natuurlijke 
duurzaamheid van massief hout - Deel 2: Richtlijn voor de natuurlijke 
duurzaamheid en behandelbaarheid van geselecteerde, voor Europa 
belangrijke houtsoorten

NEN-EN 460:1994 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde produkten - Natuurlijke 
duurzaamheid van massief hout - Richtlijn voor de eisen aan de 
duurzaamheid van hout voor toepassing in risicoklassen

NEN-EN 1001-2:2005 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - Terminologie - 
Deel 2: Woordenlijst

NEN-EN 14358:2007 en Houtconstructies - Berekening van de karakteristie ke 5-percentielwaarden 
en aanvaardingscriteria voor de acceptatie van een steekproef

NEN-EN 336:2003 en Hout voor constructieve toepassingen - Afmetingen, toelaatbare 
maatafwijkingen

NEN-EN 338:2009 en Hout voor constructieve toepassingen - Sterkteklassen
NEN-EN 351-1:2007 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - Met 

verduurzamingsmiddelen behandeld massief hout - Deel 1: Classificatie 
van de indringing en retentie van verduurzamingsmiddelen

NEN-EN 351-2:2007 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - Met 
verduurzamingsmiddelen behandeld massief hout - Deel 2: Richtlijn voor 
de monsterneming en de analyse van met verduurzamingsmiddelen 
behandeld hout

NEN-EN 384:2010 en Houtconstructies - Bepaling van de karakteristieke waarden voor 
mechanische eigenschappen en de volumieke massa

NEN-EN 385:2001 en Gevingerlast hout voor constructieve toepassingen - Prestatie-eisen en 
minimale eisen voor de vervaardiging

NEN-EN 390:1995 en Gelijmd gelamineerd hout - Afmetingen - Toelaatbare maatafwijkingen

NEN-EN 392:1996 en Gelijmd gelamineerd hout - Beproeving van lijmvoegen op afschuiving

NEN-EN 408:2010 en Houtconstructies - Hout voor houtconstructies en gelijmd gelamineerd 
hout - Bepaling van enkele fysische- en mechanische eigenschappen

NEN-EN 789:2004 en Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de mechanische 
eigenschappen van houtachtige plaatmaterialen

NEN-EN 844-1:1995 en Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 1: Algemene 
termen voor rondhout en gezaagd hout

NEN-EN 844-1:1998 nl Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 1: Algemene 
termen voor rondhout en gezaagd hout

79.020 - Houttechnologie

79.040 - Hout, houtblokken, rondhout en gezaagd hout
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NEN-EN 844-2:1997 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 2: Algemene 
termen voor rondhout

NEN-EN 844-2:1997 nl;en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 2: Algemene 
termen voor rondhout

NEN-EN 844-3:1998 nl Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 3: Algemene 
termen voor gezaagd hout

NEN-EN 844-3:1995 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 3: Algemene 
termen voor gezaagd hout

NEN-EN 844-4:1997 nl;en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 4: Termen 
betreffende het vochtgehalte

NEN-EN 844-4:1997 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 4: Termen 
betreffende het vochtgehalte

NEN-EN 844-5:1997 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 5: Termen 
betreffende de afmetingen van rondhout

NEN-EN 844-5:1997 nl;en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 5: Termen 
betreffende de afmetingen van rondhout

NEN-EN 844-6:1997 nl Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 6: Termen 
betreffende de afmetingen van gezaagd hout

NEN-EN 844-6:1997 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 6: Termen 
betreffende de afmetingen van gezaagd hout

NEN-EN 844-7:1997 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 7: Termen voor 
de anatomische opbouw van hout

NEN-EN 844-7:1997 nl;en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 7: Termen voor 
de anatomische opbouw van hout

NEN-EN 844-8:1997 nl;en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 8: Termen voor 
de onvolkomenheden in rondhout

NEN-EN 844-8:1997 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 8: Termen voor 
de onvolkomenheden in rondhout

NEN-EN 844-9:1997 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 9: Termen voor 
de onvolkomenheden in gezaagd hout

NEN-EN 844-9:1997 nl Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 9: Termen voor 
de onvolkomenheden in gezaagd hout

NEN-EN 844-10:1998 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 10: Termen voor 
verkleuring en aantasting door schimmels

NEN-EN 844-10:1998 nl;en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 10: Termen voor 
verkleuring en aantasting door schimmels

NEN-EN 844-11:1998 nl;en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 11: Termen voor 
aantasting door insecten

NEN-EN 844-11:1998 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 11: Termen voor 
aantasting door insecten

NEN-EN 844-12:2001 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 12: Aanvullende 
termen en algemene index

NEN-EN 844-12:2001 nl;en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel 12: Aanvullende 
termen en algemene index

NEN-EN 942:2007 en Hout in timmerwerk - Algemene eisen
NEN-EN 975-1:2009 en Gezaagd hout - Indeling van loofhout op uiterlijk - Deel 1: Eiken en 

beuken
NEN-EN 975-1:2009/C1:2010 en;de;fr Gezaagd hout - Indeling van loofhout op uiterlijk - Deel 1: Eiken en 

beuken
NEN-EN 975-2:2004 en Gezaagd hout - Indeling van loofhout op uiterlijk - Deel 2: Populierenhout

NEN-EN 1309-1:1997 en Rondhout en gezaagd hout - Methode voor het meten van afmetingen - 
Deel 1: Gezaagd hout
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NEN-EN 1309-2:2006 en Rondhout en gezaagd hout - Methode voor het meten van afmetingen - 
Deel 2: Rondhout - Eisen aan de regels voor het bepalen van afmetingen 
en het berekenen van het volume

NEN-EN 1310:1997 en Rondhout en gezaagd hout - Methode voor het meten van 
onvolkomenheden

NEN-EN 1311:1997 en Rondhout en gezaagd hout - Methode voor het meten van de biologische 
aantasting

NEN-EN 1312:1997 en Rondhout en gezaagd hout - Bepaling van het volume van een partij 
gezaagd hout

NEN-EN 1313-1:2010 en Rondhout en gezaagd hout - Toelaatbare afwijkingen en voorkeurmaten - 
Deel 1: Gezaagd naaldhout

NEN-EN 1313-2:1998/C1:1999 en Rondhout en gezaagd hout - Toelaatbare afwijkingen en voorkeurmaten - 
Deel 2: Gezaagd hardhout

NEN-EN 1313-2:1998 en Rondhout en gezaagd hout - Toelaatbare afwijkingen en voorkeurmaten - 
Deel 2: Gezaagd hardhout

NEN-EN 1315:2010 en Indeling naar afmetingen van rondhout
NEN-EN 1316-1:1997 en Rond hardhout - Indeling naar kwaliteit - Deel 1: Eiken en beuken
NEN-EN 1316-2:1997 en Rond hardhout - Indeling naar kwaliteit - Deel 2: Populier
NEN-EN 1316-3:1997 en Rond hardhout - Indeling naar kwaliteit - Deel 3: Essen en esdoorn
NEN-EN 1438:1998 en Symbolen voor hout en op hout-gebaseerde producten
NEN-EN 1611-1:1999/A1:2002 en Gezaagd hout - Indeling naar uiterlijk van naaldhout - Deel 1: Europees 

vuren, dennen, grenen, Douglas en lariks
NEN-EN 1611-1:1999 en Gezaagd hout - Indeling naar uiterlijk van naaldhout - Deel 1: Europees 

vuren, dennen , grenen en douglas
NEN-EN 1912:2004+A4:2010 en Hout voor constructieve toepassingen - Sterkteklassen - Toewijzing van 

visuele sorteringsklassen en houtsoorten
NEN-EN 1927-1:2008 en Indeling naar kwaliteit van rond naaldhout - Deel 1: Vuren en dennen
NEN-EN 1927-2:2008 en Indeling naar kwaliteit van rond naaldhout - Deel 2: Grenen
NEN-EN 1927-2:2008/C1:2009 en Indeling naar kwaliteit van rond naaldhout - Deel 2: Grenen
NEN-EN 1927-3:2008 en Indeling naar kwaliteit van rond naaldhout - Deel 3: Lariks en douglas

NPR-CEN/TS 12169:2008 en Criteria voor de aanvaarding van een partij gezaagd hout
NEN-EN 12246:1999 en Kwaliteitsclassificatie van hout in pallets en industriële verpakkingen

NEN-EN 12248:1999 en Gezaagd hout gebruikt in industriële verpakkingen - Toelaatbare 
afwijkingen en richtlijnen voor afmetingen

NEN-EN 12249:1999 en Gezaagd hout gebruikt in pallets - Toelaatbare afwijkingen en richtlijnen 
voor afmetingen

NEN-EN 12490:2010 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - Met 
verduurzamingsmiddel behandeld massief hout - Bepaling van de 
indringdiepte en de retentie van creosoot in behandeld hout

NEN-EN 13145:2001 en Railverkeertoepassingen - Bovenbouw - Dwarsliggers en dragers van hout

NEN-EN 13183-1:2002 en Vochtgehalte van een stuk gezaagd hout - Deel 1: Bepaling door middel 
van wegen en drogen in een oven

NEN-EN 13183-2:2002 en Vochtgehalte van een stuk gezaagd hout - Deel 2: Benadering met behulp 
van een elektrische vochtmeter

NEN-EN 13183-3:2005 en Rondhout en gezaagd hout - Methode voor het meten van het vochtgehalte 
- Capacitatieve methode voor het benaderen van het vochtgehalte van een 
stuk gezaagd hout

NEN-EN 13354:2008 en Panelen van massief hout - Kwaliteit van de lijmverbinding - 
Beproevingsmethode

NEN-EN 13556:2003 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Benamingen van houtsoorten die worden 
gebruikt in Europa
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NEN-EN 14081-1:2005+A1:2011 en Houtconstructies - Op sterkte gesorteerd hout met rechthoekige doorsnede -
Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 14081-2:2010 en Houtconstructies - Op sterkte gesorteerd hout met rechthoekige doorsnede -
Deel 2: Machinaal sorteren - Aanvullende eisen voor type-onderzoek

NEN-EN 14081-3:2005 en Houtconstructies - Op sterkte gesorteerd hout met rechthoekige doorsnede -
Deel 3: Machinaal sorteren - aanvullende eisen voor productiecontrole in 
de fabriek

NEN-EN 14128:2004 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - Prestatie-eisen 
voor curatieve houtverduurzamingsmiddelen op basis van biologische 
beproevingen

NEN-EN 14229:2010 en Hout voor constructieve toepassingen - Houten palen voor bovengrondse 
leidingen

NEN-EN 14251:2003 en Rondhout voor constructieve toepassingen - Beproevingsmethoden
NEN-EN 14298:2004 en Gezaagd hout - Beoordeling van de droogkwaliteit
NPR-CEN/TS 14464:2010 en Gezaagd hout - Methode voor beoordeling van de droogspanning
NPR-CEN/TR 14734:2004 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - Bepaling van 

de behandelbaarheid van houtsoorten die geïmpregneerd worden met 
houtverduurzamingsmiddelen - Laboratoriummethode

CEN/TR 14823:2003 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - Kwantitatieve 
bepaling van pentachloorphenol in hout - Gaschromatografische methode

NPR-CEN/TS 15003:2005 en Duurzaamheid van hout en houtachtige producten - Criteria voor 
heteluchtprocessen voor curatieve doeleinden tegen houtvernielende 
organismen

CEN/TS 15083-1:2005 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - Bepaling van 
de natuurlijke duurzaamheid van massief hout tegen houtaantastende 
schimmels - Deel 1: Basisdiomyceten

CEN/TS 15083-2:2005 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - Bepaling van 
de natuurlijke duurzaamheid van massief hout tegen houtaantastende 
schimmels - Deel 2: Zachtrotschimmel

NEN-EN 15228:2009 en Hout voor constructieve toepassingen dat met verduurzamingsmiddelen 
tegen biologische aantasting is behandeld

NPR-CEN/TS 15679:2008 en Thermisch gemodificeerd hout - Definities en eigenschappen €€ € €
NEN-EN-ISO 8970:2010 en Houtconstructies - Beproeving van verbindingen vervaardigd met 

mechanische verbindingsmiddelen - Eisen aan de volumieke massa van 
hout

NEN-ISO 22157-1:2004 en Bamboe - Bepaling van de fysische en mechanische eigenschappen - Deel 
1: Eisen

NEN 5461:1999/A1:2004 nl Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) - Gezaagd hout en rondhout - 
Algemeen gedeelte

NEN 5461:1999 nl Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) - Gezaagd hout en rondhout - 
Algemeen gedeelte

NEN 5466:1999 nl Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) - Houtsoorten Europees vuren en 
Europees grenen

NEN 5466:2010 nl Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2010) - Op uiterlijke kenmerken 
gesorteerd Europees naaldhout

NEN 5470:2007 nl Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) - Houtsoort oregon pine
NEN 5471:2007 nl Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) - Houtsoort western red cedar

NEN 5476:1983 nl Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Houtsoort europees eiken - 
Ongekantrecht

NEN 5477:1983 nl Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Houtsoort europees eiken - 
Gekantrecht

NEN 5478:1983 nl Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Houtsoort europees beuken - 
Ongekantrecht
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NEN 5479:1983 nl Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Houtsoort Europees beuken - 
Gekantrecht

NEN 5479:1983/C1:1997 nl Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Houtsoort - Europees beuken - 
Gekantrecht

NEN 5480:1983 nl Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Houtsoort azobé
NEN 5481:1988 nl Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Houtsoort merbau
NEN 5482:1989 nl Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Houtsoort iroko
NEN 5483:1989/C1:1990 nl Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Houtsoort rode meranti
NEN 5483:1989 nl Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Houtsoort rode meranti
NEN 5484:1990 nl Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Houtsoort red lauan
NEN 5484:1990/C1:1990 nl Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Houtsoort red lauan
NEN 5491:2010 nl Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2010) - Heipalen - Europees naaldhout

NEN 5492:1985 nl Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Rondhoutpalen
NEN 5493:2010 nl Kwaliteitseisen voor loofhout in grond-, weg- en waterbouwkundige 

werken en andere constructieve toepassingen
NEN 5493:2010 en Kwaliteitseisen voor loofhout in grond-, weg- en waterbouwkundige 

werken en andere constructieve toepassingen
NEN 5499:2007/A1:2011 nl Kwaliteitseisen voor visueel gesorteerd naaldhout voor constructieve 

toepassingen
NEN 5499:2007 nl Kwaliteitseisen voor visueel gesorteerd naaldhout voor constructieve 

toepassingen
NEN 6763:1996 nl Gelamineerd hout - Produkteigenschappen en bepalingsmethoden
NEN 6763:1996/A3:2010 nl Gelamineerd hout - Producteigenschappen en bepalingsmethoden
NPR 7071:1984 nl Gelijmde dragende houten bouwconstructies - Horizontaal gelamineerd 

hout
NPR 7072:1984 nl Gelijmde dragende houten bouwconstructies - Verticaal gelamineerd hout 

en kruislaaghout
NEN 7076:1984 nl Vingerlassen in hout - Lengtelassen - Eisen en keuring
NPR 7077:1984 nl Vingerlassen in hout - Lengtelassen - Vervaardiging
NPR 7078:1987 nl Vingerlassen in hout - Volledoorsnedevingerlassen - Vervaardiging

NEN-EN-ISO 150:2007 en Ruwe, geraffineerde en gekookte lijnolie voor verven en vernissen - 
Specificaties en beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 276:2010 en Bindmiddelen voor verven en vernissen - Lijnzaadstandolie - Eisen en 
beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 277:2010 en Bindmiddelen voor verven en vernissen - Ruwe houtolie - Eisen en 
beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 3251:2008 en Verven, vernissen en kunststoffen - Bepaling van het gehalte aan niet-
vluchtige bestanddelen

NEN-EN-ISO 3681:1998 en Bindmiddelen voor verven en vernissen - Bepaling van het 
verzepingsgetal - Titrimetrische methode

NEN-EN-ISO 4625-1:2006 en Bindmiddelen voor verven en vernissen - Bepaling van het 
verwekingspunt - Deel 1: Ring-en-kogel methode

NEN-EN-ISO 4625-2:2006 en Bindmiddelen voor verven en vernissen - Bepaling van het 
verwekingspunt - Deel 2: "Cup-and-ball" methode

NEN-EN-ISO 4629:1998 en Bindmiddelen voor verven en vernissen - Bepaling van het hydroxylgetal - 
Titrimetrische methode

NEN-EN-ISO 4630-1:2004 en Heldere vloeistoffen - Schatting van de kleur met de kleurschaal van 
Gardner - Deel 1: Visuele methode

NEN-EN-ISO 4630-2:2004 en Heldere vloeistoffen - Schatting van de kleur met kleurschaal van Gardner -
Deel 2: Spectrofotometrische methode

NEN-EN-ISO 6271-1:2004 en Heldere vloeistoffen - Schatting van de kleur met de platina-cobaltschaal - 
Deel 1: Visuele methode

87.060.20 - Bindmiddelen

Pagina 210 van 353



NEN-EN-ISO 6271-2:2004 en Heldere vloeistoffen - Schatting van de kleur met de platina-cobaltschaal - 
Deel 2: Spectrofotometrische methode

NEN-EN-ISO 6744-1:2004 en Bindmiddelen voor verven en vernissen - Alkydharsen - Deel 1: Algemene 
beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 6744-2:2004 en Bindmiddelen voor verven en vernissen - Alkydharsen - Deel 2: Bepaling 
van het gehalte aan taalzuur anhydride

NEN-EN-ISO 6744-3:2004 en Bindmiddelen voor verven en vernissen - Alkydharsen - Deel3: Bepaling 
van het gehalte aan niet-verzeepbare componenten

NEN-EN-ISO 6744-4:2004 en Bindmiddelen voor verven en vernissen - Alkydharsen - Deel 4 - Bepaling 
van het gehalte aan vetzuren

NEN-EN-ISO 7142:2007 en Bindmiddelen voor verf en vernissen - Epoxyharsen - Algemene methoden

NEN-EN-ISO 7143:2007 en Bindmiddelen voor verven en vernissen - Beproevingsmethoden voor het 
karakteriseren van op water gebaseerde bindmiddelen

NEN-EN-ISO 10283:2007 en Bindmiddelen voor verven en vernissen - Bepaling van monomeerdi-
isocyanaten in polyisocyanaatharsen

NEN-EN-ISO 11668:2001 en Bindmiddelen voor verven en vernissen - Gechloreerde polymerisatie 
harsen - Algemene beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 11908:1998 en Bindmiddelen voor verven en vernissen - Aminoharsen - Algemene 
beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 11909:2007 en Bindmiddelen voor verven en vernissen - Polyisocyanaatharsen - 
Algemene beproevingsmethoden

NEN-ISO 13885-1:2008 en Bindmiddelen voor verven en vernissen - Gelpermeatiechromatografie 
(GPC) - Deel 1: Tetrahydrofuraan als oplosmiddel

NEN-EN-ISO 14446:2010 en Bindmiddelen voor verven en vernissen - Bepaling van de viscositeit van 
industriële cellulosenitraatoplossingen en indeling van dergelijke 
oplossingen

NEN-EN-ISO 15715:2006 en Bindmiddelen voor verven en vernissen - Bepaling van de troebelheid
NEN-EN-ISO 15880:2004 en Verven, vernissen en bindmiddelen - Bepaling van de MEQ-waarde van 

op water gebaseerde bindmiddelen
NEN-EN-ISO 16805:2005 en Bindmiddelen voor verven en vernissen - Bepaling van glas transitie 

temperatuur
NEN-EN-ISO 19334:2011 en Bindmiddelen voor verf en vernissen - Gom hars - Gaschromatografische 

analyse
NEN 5352:1990 nl Bindmiddelen voor verfwaren - Isocyanaatharsen - Gaschromatografische 

bepaling van monomere diisocyanaten

NEN-EN 1990:2002 nl Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp
NEN-EN 1990:2002 en Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp
NEN-EN 1990:2002+NB:2007 nl Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp
NEN-EN 1990:2002/NB:2007 en Nationale bijlage bij NEN-EN 1990 Eurocode: Grondslagen van het 

constructief ontwerp
NEN-EN 1990:2002/NB:2007 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1990 Eurocode: Grondslagen van het 

constructief ontwerp
NEN-EN 1990:2002/A1:2006/C1:2008 en Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp

NEN-EN 1990:2002/A1:2006 en Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp
NEN-EN 1990:2002/A1:2006/C2:2010 en Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp

NEN-EN 1991-1-1:2002+NB:2007 nl Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen 
- Volumieke gewichten, eigengewicht en opgelegde belastingen voor 
gebouwen

91.080.01 - Bouwconstructies, algemeen
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NEN-EN 1991-1-1:2002 nl Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen 
- Volumieke gewichten, eigengewicht en opgelegde belastingen voor 
gebouwen

NEN-EN 1991-1-1:2002 en Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen 
- Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor 
gebouwen

NEN-EN 1991-1-1:2002/NB:2007 en Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-1 Eurocode 1: Belastingen op 
constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, 
eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen

NEN-EN 1991-1-1:2002/NB:2007 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-1 Eurocode 1: Belastingen op 
constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, 
eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen

NEN-EN 1991-1-1:2002/C1:2009 en Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen 
- Volumieke gewichten, eigengewicht en opgelegde belastingen voor 
gebouwen

NEN-EN 1991-1-2:2002+NB:2007 nl Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen 
- Belasting bij brand

NEN-EN 1991-1-2:2002/C1:2009 en Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen 
- Belasting bij brand

NEN-EN 1991-1-2:2002 nl Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen 
- Belasting bij brand

NEN-EN 1991-1-2:2002 en Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen 
- Belasting bij brand

NEN-EN 1991-1-2:2002/NB:2007 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-2 Eurocode 1: Belastingen op 
constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen - Belasting bij brand

NEN-EN 1991-1-3:2003/NB:2007 en Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-3 Eurocode 1: Belastingen op 
constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen - Sneeuwbelasting

NEN-EN 1991-1-3:2003/NB:2007 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-3 Eurocode 1: Belastingen op 
constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen - Sneeuwbelasting

NEN-EN 1991-1-3:2003 nl Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen 
- Sneeuwbelasting

NEN-EN 1991-1-3:2003 en Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen 
- Sneeuwbelasting

NEN-EN 1991-1-3:2003/C1:2009 en Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen 
- Sneeuwbelasting

NEN-EN 1991-1-3:2003+NB:2007 nl Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen 
- Sneeuwbelasting

NEN-EN 1991-1-5:2003/NB:2007 en Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-5 Eurocode 1: Belastingen op 
constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting

NEN-EN 1991-1-5:2003/NB:2007 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-5 Eurocode 1: Belastingen op 
constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting

NEN-EN 1991-1-5:2003/C1:2009 en Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen 
- Thermische belasting

NEN-EN 1991-1-5:2003+NB:2007 nl Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen 
- Thermische belasting

NEN-EN 1991-1-5:2003 nl Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen 
- Thermische belasting

NEN-EN 1991-1-5:2003 en Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen 
- Thermische belasting

NEN-EN 1991-1-6:2005/C1:2008 en Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-6: Algemene belastingen 
- Belastingen tijdens uitvoering

NEN-EN 1991-1-6:2005 en Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-6: Algemene belastingen 
- Belastingen tijdens uitvoering

NVN-ENV 1991-3:1995 en Eurocode 1:Ontwerpgrondslagen en belastingen op constructies - Deel 3: 
Verkeersbelastingen op bruggen
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NAD-NVN-ENV 1991-3:2002 nl Richtlijnen voor het gebruik van NVN-ENV 1991-3 Eurocode 
1:Ontwerpgrondslagen en belastingen op constructies - Deel 3: 
Verkeersbelastingen op bruggen

NAD-NVN-ENV 1991-5:2001 nl Richtlijnen voor het gebruik van NVN-ENV 1991-5 Eurocode 1 - 
Ontwerpgrondslagen en belastingen op constructies - Deel 5: Belastingen 
veroorzaakt door kranen en andere machines

NEN-EN 1997-1:2005/NB:2008 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1997-1 Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp -
Deel 1: Algemene regels

NEN-EN 1997-1:2005/NB:2008 en Nationale bijlage bij NEN-EN 1997-1 Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp -
Deel 1: Algemene regels

NEN-EN 1997-1:2005 en Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene regels
NEN-EN 1997-1:2005 nl Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene regels
NVN-ENV 1997-2:1999 en Eurocode 7 - Geotechnisch ontwerp - Deel 2: Ontwerp ondersteund door 

laboratoriumonderzoek
NEN-EN 1997-2:2007 en Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 2: Grondonderzoek en 

beproeving
NEN-EN 1997-2:2007/C1:2010 en Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 2: Grondonderzoek en 

beproeving
NVN-ENV 1997-3:1999 en Eurocode 7 - Geotechnisch ontwerp - Deel 3: Ontwerp ondersteund door 

terreinonderzoek
NPR-CR 13962:2000 en Richtlijnen voor de toepassingen van lichtbeton met open structuur in 

bouwwerken
NEN-EN 15026:2007 en Hygrothermische prestatie van bouwcomponenten en -elementen - 

Beoordeling van vochtoverdracht door rekenkundige simulatie
NEN-ISO 898-2:1994 nl Mechanische eigenschappen van bevestigingsartikelen - Deel 2: Moeren 

met voorgeschreven proefbelastingswaarden - Schroefdraad met grove 
spoed

NEN-ISO 12494:2001 en Atmosferische aanvriezing van constructies
NEN-ISO 13822:2010 en Grondslagen voor het ontwerpen van constructies - Beoordeling van 

bestaande constructies
NEN-ISO 15928-1:2004 en Woningen - Beschrijving van eigenschappen - Deel 1: Structurele 

veiligheidseisen
NEN-ISO 15928-2:2005 en Woningen - Beschrijven van eigenschappen - Deel 2:Structurele 

duurzaamheid
NEN-ISO 15928-3:2009 en Behuizingen - Beschrijving van de prestatie - Deel 3: Duurzaamheid van 

de constructie
NPR-ISO/PAS 22539:2008 en Handleiding voor de gebruiker van ISO 15928 - Woningen - Beschrijving 

van de prestatie
NEN 2745:2007 nl Termen voor facilitaire voorzieningen toegespitst op de gezondheidszorg - 

Rubricering en definiëring
NEN 2886:1990 nl Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor gebouwen - Steenachtige 

draagconstructies
NEN 3560:1983 nl Staalkabels - Eisen en beproevingsmethoden voor de keuring van 

staaldraad en staalkabels
NEN 3560:1983 en Staalkabels - Eisen en beproevingsmethoden voor de keuring van 

staaldraad en staalkabels
NEN 3859:2004 nl Tuinbouwkassen:Ontwerp en constructie - Tuinbouwkassen voor de 

commerciële productie van planten en gewassen
NEN 5052:1994 nl Magazijnstellingen - Belastingen en imperfecties
NEN 6701:2005 nl Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Namen en 

symbolen voor grootheden
NPR 6703:2006 nl Wateraccumulatie - Aanvullende rekenregels en vereenvoudigingen voor 

het belastingsgeval regenwater in NEN 6702
NEN 6740:2006 nl Geotechniek - TGB 1990 - Basiseisen en belastingen
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NEN 6743-1:2006 nl Geotechniek - Berekeningsmethode voor funderingen op palen - 
Drukpalen

NEN 6744:2007 nl Geotechniek - Berekeningsmethode voor funderingen op staal
NEN 8700:2009 nl Grondslagen van de beoordeling van de constructieve veiligheid van een 

bestaand bouwwerk - Gebouwen - Het minimumveiligheidsniveau

NEN-EN 1090-1:2009 nl Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies - Deel 1: Eisen voor 
het vaststellen van de conformiteit van constructieve onderdelen

NEN-EN 1090-1:2009/C1:2010 nl Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies - Deel 1: Eisen voor 
het vaststellen van de conformiteit van constructieve onderdelen

NEN-EN 1090-1:2009 en Uitvoering van staalconstructies en aluminiumconstructies - Deel 1: Eisen 
voor het vaststellen van de conformiteit van constructieve onderdelen

NEN-EN 1090-1:2009/C1:2010 en Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies - Deel 1: Eisen voor 
het vaststellen van de conformiteit van constructieve onderdelen

NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011 en Uitvoering van staal- en aluminiumconstructies - Deel 2: Technische eisen 
voor staalconstructie

NEN-EN 1090-3:2008 en Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies - Deel 3: 
Technische eisen voor aluminium constructies

NEN-EN 1418:1998 en Laspersoneel - Het kwalificeren van bedieners van lasmachines voor 
smeltlassen en instellers van weerstandlasapparatuur voor geheel 
mechanisch en automatisch lassen van metallische materialen

NEN-EN 1418:1998 nl Laspersoneel - Het kwalificeren van bedieners van lasmachines voor 
smeltlassen en instellers van weerstandlasapparatuur voor geheel 
mechanisch en automatisch lassen van metallische materialen

NEN-EN 1993-1-1:2006/C2:2009 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1: 
Algemene regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1993-1-1:2006/NB:2007 en Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-1 Eurocode 3: Ontwerp en 
berekening van staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels 
voor gebouwen

NEN-EN 1993-1-1:2006/NB:2007 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-1 Eurocode 3: Ontwerp en 
berekening van staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels 
voor gebouwen

NEN-EN 1993-1-1:2006+NB:2007 nl Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1: 
Algemene regels en regels voor gebouwen (inclusief C1:2006)

NEN-EN 1993-1-1:2006 nl Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1: 
Algemene regels en regels voor gebouwen (inclusief C1:2006)

NEN-EN 1993-1-1:2006 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1: 
Algemene regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1993-1-2:2005+NB:2007 nl Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-2: 
Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand 
(inclusief C1:2006)

NEN-EN 1993-1-2:2005/C2:2009 en;fr;de Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-2: 
Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1993-1-2:2005/C1:2006 en Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-2: 
Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1993-1-2:2005/NB:2007 en Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-2 Eurocode 3: Ontwerp en 
berekening van staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp 
en berekening van constructies bij brand

91.080.10-10 - Staalconstructies
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NEN-EN 1993-1-2:2005/NB:2007 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-2 Eurocode 3: Ontwerp en 
berekening van staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp 
en berekening van constructies bij brand (inclusief C1:2006)

NEN-EN 1993-1-2:2005 en Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-2: 
Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand 
(inclusief C1:2006)

NEN-EN 1993-1-2:2005 nl Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-2: 
Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand 
(inclusief C1:2006)

NEN-EN 1993-1-3:2006 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-3: 
Algemene regels - Aanvullende regels voor koudgevormde dunwandige 
profielen en platen Vervangt NEN 6773:2000 en NEN 
6773:2000/A1:2001

NEN-EN 1993-1-3:2006/C3:2009 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-3: 
Algemene regels - Aanvullende regels voor koudgevormde dunwandige 
profielen en platen

NAD-NVN-ENV 1993-1-3:2001 nl Richtlijnen voor het gebruik van NVN-ENV 1993-1-3:1996 - Eurocode 3 - 
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-3: Algemene regels -
Aanvullende regels voor koudgevormde dunwandige profielen en platen

NVN-ENV 1993-1-3:1996/C1:1997 en Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-3: 
Algemene regels - Aanvullende regels voor koudgevormde dunwandige 
profielen en platen

NVN-ENV 1993-1-3:1996 en Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-3: 
Algemene regels - Aanvullende regels voor koudgevormde dunwandige 
profielen en platen

NEN-EN 1993-1-4:2006 en Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-4: 
Algemene regels - Aanvullende regels voor corrosievaste staalsoorten

NVN-ENV 1993-1-4:1997 en Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-4: 
Algemene regels - Aanvullende regels voor corrosievaste staalsoorten

NEN-EN 1993-1-5:2006 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-5: 
Constructieve plaatvelden

NVN-ENV 1993-1-5:1998 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-5: 
Algemene regels - Aanvullende regels voor in het vlak belaste 
plaatconstructies

NEN-EN 1993-1-5:2006/C1:2009 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-5: 
Constructieve plaatvelden

NAD-NVN-ENV 1993-1-5:2003 nl Richtlijnen voor het gebruik van NVN-ENV 1993-1-5:1998 - Eurocode 3: 
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-5: Algemene regels -
Aanvullende regels voor in het vlak belaste plaatconstructies

NEN-EN 1993-1-5:2006/NB:2011 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-5 Eurocode 3: Ontwerp en 
berekening van staalconstructies - Deel 1-5: Constructieve plaatvelden

NEN-EN 1993-1-6:2007/C1:2009 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-6: 
Algemene regels - Sterkte en Stabiliteit van Schaalconstructies

NEN-EN 1993-1-6:2007 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-6: 
Algemene regels - Sterkte en Stabiliteit van Schaalconstructies

NVN-ENV 1993-1-6:1999 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-6: 
Algemene regels - Aanvullende regels voor de sterkte en stabiliteit van 
schaalconstructies

NEN-EN 1993-1-7:2008/C1:2009 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-7: 
Sterkte en stabiliteit haaks op het vlak belaste platen
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NEN-EN 1993-1-7:2008 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-7: 
Sterkte en stabiliteit haaks op het vlak belaste platen

NEN-EN 1993-1-8:2005 nl Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-8: 
Ontwerp en berekening van verbindingen (inclusief C1:2006)

NEN-EN 1993-1-8:2006+NB:2007 nl Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-8: 
Ontwerp en berekening van verbindingen (inclusief C1:2006)

NEN-EN 1993-1-8:2006/NB:2007 en Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-8 Eurocode 3: Ontwerp en 
berekening van staalconstructies - Deel 1-8: Ontwerp en berekening van 
verbindingen

NEN-EN 1993-1-8:2006/NB:2007 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-8 Eurocode 3: Ontwerp en 
berekening van staalconstructies - Deel 1-8: Ontwerp en berekening van 
verbindingen (inclusief C1:2006)

NEN-EN 1993-1-8:2006 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-8: 
Ontwerp en berekening van verbindingen (inclusief C1:2006)

NEN-EN 1993-1-8:2006/C1:2006 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-8: 
Ontwerp en berekening van verbindingen

NEN-EN 1993-1-9:2006/C2:2009 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-9: 
Vermoeiing

NEN-EN 1993-1-9:2006/C1:2006 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-9: 
Vermoeiing

NEN-EN 1993-1-10:2006+NB:2007 nl Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-10: 
Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de dikterichting (Inclusief 
C1:2006)

NEN-EN 1993-1-10:2006/NB:2007 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-10 Eurocode 3: Ontwerp en 
berekening van staalconstructies - Deel 1-10: Materiaaltaaiheid en 
eigenschappen in de dikterichting

NEN-EN 1993-1-10:2006 nl Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-10: 
Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de dikterichting (inclusief 
C1:2006)

NEN-EN 1993-1-10:2006/C2:2009 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-10: 
Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de dikterichting

NEN-EN 1993-1-10:2006/C1:2006 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-10: 
Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de dikterichting

NEN-EN 1993-1-10:2006/NB:2007 en Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-10 Eurocode 3: Ontwerp en 
berekening van staalconstructies - Deel 1-10: Materiaaltaaiheid en 
eigenschappen in de dikterichting

NEN-EN 1993-1-11:2007 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-11: 
Ontwerp en berekening van op trek belaste componenten

NEN-EN 1993-1-11:2007/C1:2009 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-11: 
Ontwerp en berekening van op trek belaste componenten

NEN-EN 1993-1-12:2007/C1:2009 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-12: 
Aanvullende regels voor de uitbreiding van EN 1993 voor staalsoorten tot 
en met S 700

NAD-NVN-ENV 1993-2:2004 nl Richtlijnen voor het gebruik van NVN-ENV 1993-2:1998 - Eurocode 3 - 
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 2: Stalen bruggen

NEN-EN 1993-3-1:2007/C1:2009 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 3-1: 
Torens, masten en schoorstenen - Torens en masten

NVN-ENV 1993-3-1:1998 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 3-1: 
Masten, antennemasten en schoorstenen - Masten en antennemasten

NVN-ENV 1993-3-2:1998 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 3-2: 
Masten, antennemasten en schoorstenen - Schoorstenen

NEN-EN 1993-4-1:2007 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-1: 
Silo's

NEN-EN 1993-4-1:2007/C1:2009 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-1: 
Silo's
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NEN-EN 1993-4-2:2007 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-2: 
Opslagtanks

NVN-ENV 1993-4-2:1999 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-1: 
Silo's, opslagvaten en pijpleidingen - Opslagvaten

NEN-EN 1993-4-2:2007/C1:2009 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-2: 
Opslagtanks

NEN-EN 1993-4-3:2009 en Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-3: 
Pijpleidingen

NEN-EN 1993-4-3:2009/C1:2009 en Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-3: 
Pijpleidingen

NEN-EN 1993-5:2008 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 5: Palen 
en damwanden

NEN-EN 1993-5:2008/C1:2009 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 5: Palen 
en damwanden

NEN-EN 1993-6:2008 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 6: 
Kraanbanen

NEN-EN 1993-6:2008/C1:2009 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 6: 
Kraanbanen

NEN-EN 1994-1-2:2005/NB:2007 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-1-2 Eurocode 4: Ontwerp en 
berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - 
Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005/NB:2007 en Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-1-2 Eurocode 4: Ontwerp en 
berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - 
Ontwerp enberekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005/C1:2008 en Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-
2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005 en Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-
2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005 nl Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-
2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005+NB:2007 nl Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-
2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NVN-ENV 1994-2:1998 en Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 2: 
Staal-betonbruggen

NPR-CEN-ISO/TR 3834-6:2007 en Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen - Deel 6: Richtlijnen voor de 
invoering van ISO 3834

NPR-CEN-ISO/TR 3834-6:2007 nl Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen - Deel 6: Richtlijnen voor de 
invoering van ISO 3834

NEN-EN 10024:1995 nl Warmgewalste I-profielen met tapsvormige flenzen - Toleranties op vorm 
en afmetingen

NEN-EN 10024:1995 en Warmgewalste I-profielen met tapsvormige flenzen - Toleranties op vorm 
en afmetingen

NEN-EN 10025-2:2004 nl Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 2: Technische 
leveringsvoorwaarden voor ongelegeerd constructiestaal

NEN-EN 10025-2:2004 en Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 2: Technische 
leveringsvoorwaarden voor ongelegeerd constructiestaal

NEN-EN 10025-3:2004 en Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 3: Technische 
leveringsvoorwaarden voor normaalgegloeid/normaliserend gewalst 
fijnkorrelig constructiestaal

NEN-EN 10025-3:2004 nl Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 3: Technische 
leveringsvoorwaarden voor normaalgegloeid/normaliserend gewalst 
fijnkorrelig constructiestaal
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NEN-EN 10025-4:2004 nl Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 4: Technische 
leveringsvoorwaarden voor thermomechanisch gewalst lasbaar fijnkorrelig 
constructiestaal

NEN-EN 10025-4:2004 en Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 4: Technische 
leveringsvoorwaarden voor thermomechanisch gewalst lasbaar fijnkorrelig 
constructiestaal

NEN-EN 10025-5:2004 nl Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 5: Technische 
leveringsvoorwaarden voor weervast constructiestaal

NEN-EN 10025-5:2004 en Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 5: Technische 
leveringsvoorwaarden voor weervast constructiestaal

NEN-EN 10027-1:2005 en Systemen voor het aanduiden van staalsoorten - Deel 1: Aanduiding met 
symbolen

NEN-EN 10027-1:2005 nl Systemen voor het aanduiden van staalsoorten - Deel 1: Aanduiding met 
symbolen

NEN-EN 10027-2:1993 nl Systemen voor het aanduiden van staalsoorten - Deel 2: Numeriek systeem

NEN-EN 10027-2:1993 en Systemen voor het aanduiden van staalsoorten - Deel 2: Numeriek systeem

NEN-EN 10029:2010 en Warmgewalste staalplaat van 3 mm of dikker - Toleranties op afmetingen 
en vorm

NEN-EN 10034:1994 en I- en H-profielen van constructiestaal - Toleranties op vorm en afmetingen

NEN-EN 10034:1994 nl I- en H-profielen van constructiestaal - Toleranties op vorm en afmetingen

NEN-EN 10036:1989 en Chemische analyse van ijzer en staal - Bepaling van het totale gehalte aan 
koolstof in staal en ijzer - Gravimetrische bepaling van verbranding in een 
stroom zuurstof

NEN-EN 10036:1989 nl Chemische analyse van ijzer en staal - Bepaling van het totale gehalte aan 
koolstof in staal en ijzer - Gravimetrische bepaling van verbranding in een 
stroom zuurstof

NEN-EN 10051:2010 en Continu warmgewalste niet-beklede plaat en band van ongelegeerd en 
gelegeerd staal - Toleranties op afmetingen en vorm

NEN-EN 10055:1996 nl Warmgewalste stalen gelijkzijdige T-profielen met afgeronde kanten - 
Afmetingen en toleranties op vorm en afmetingen

NEN-EN 10055:1996 en Warmgewalste stalen gelijkzijdige T-profielen met afgeronde kanten - 
Afmetingen en toleranties op vorm en afmetingen

NEN-EN 10056-1:1998 nl Gelijkzijdige en ongelijkzijdige hoekstaven van constructiestaal - Deel 1: 
Afmetingen

NEN-EN 10056-1:1998 en Gelijkzijdige en ongelijkzijdige hoekstaven van constructiestaal - Deel 1: 
Afmetingen

NEN-EN 10056-2:1994 en Gelijkzijdige en ongelijkzijdige hoekstaven van constructiestaal - Deel 2: 
Toleranties op vorm en afmetingen

NEN-EN 10056-2:1994 nl Gelijkzijdige en ongelijkzijdige hoekstaven van constructiestaal - Deel 2: 
Toleranties op vorm en afmetingen

NEN-EN 10067:1997 nl Warmgewalst bulbplatstaal - Afmetingen en toleranties op vorm, 
afmetingen en massa

NEN-EN 10067:1997 en Warmgewalst bulbplatstaal - Afmetingen en toleranties op vorm, 
afmetingen en massa

NEN-EN 10067:1997/C1:1999 nl Warmgewalst bulbplatstaal - Afmetingen en toleranties op vorm, 
afmetingen en massa

NEN-EN 10071:1989 en Chemische analyse van ijzer en staal - Bepaling van het gehalte aan 
mangaan in staal en ijzer - Titratie met potentiometrische 
eindpuntsbepaling

NEN-EN 10071:1989 nl Chemische analyse van ijzer en staal - Bepaling van het gehalte aan 
mangaan in staal en ijzer - Titratie met potentiometrische 
eindpuntsbepaling
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NEN-EN 10088-4:2009 en Roestvaste staalsoorten - Deel 4: Technische leveringsvoorwaarden voor 
plaat en band van corrosievast staal voor constructief gebruik

NEN-EN 10088-5:2009 en Roestvast staal - Deel 5: Technische leveringsvoorwaarden voor staven, 
draad, profielen en producten van corrosievast blank staal voor constructie 
doeleinden

NEN-EN 10131:2006 en Koudgewalste niet-beklede en zink- of zink-nikkel elektrolytische beklede 
laag koolstof en hoge vloeigrens van platte stalen produkten voor 
koudvormen - Toleranties op afmetingen en vorm

NEN-EN 10131:2006 nl Koudgewalste niet-beklede en met zink- of zink-nikkel elektrolytisch 
beklede platte producten van laag koolstofstaal en staal met hoge 
vloeigrens voor koudvervormen - Toleranties op afmetingen en vorm

NEN-EN 10137-1:1996 nl Platen en universaalstaal van constructiestaal met hoge vloeigrens in de 
veredelde of precipitatiegeharde toestand - Deel 1: Algemene 
leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10163-2:2004 nl Leveringsvoorwaarden voor de oppervlaktegesteldheid van warmgewalste 
platen, plaatstroken en profielen van staal - Deel 2: Platen en plaatstroken

NEN-EN 10163-2:2004 en Leveringsvoorwaarden voor de oppervlaktegesteldheid van warmgewalste 
platen, plaatstroken en profielen van staal - Deel 2: Platen en plaatstroken

NEN-EN 10163-3:2004 nl Leveringsvoorwaarden voor de oppervlaktegesteldheid van warmgewalste 
platen, plaatstroken en profielen van staal - Deel 3: Profielen

NEN-EN 10163-3:2004 en Leveringsvoorwaarden voor de oppervlaktegesteldheid van warmgewalste 
platen, plaatstroken en profielen van staal - Deel 3: Profielen

NEN-EN 10164:2004 en Producten van staal met verbeterde vervormingseigenschappen loodrecht 
op het productoppervlak - Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10164:2004 nl Producten van staal met verbeterde vervormingseigenschappen loodrecht 
op het productoppervlak - Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10179:1990 en Chemische analyse van ijzer en staal - Fotometrische bepaling van lage 
gehalten (spoorelementen) aan stikstof in staal

NEN-EN 10210-1:2006 nl Warmvervaardigde buisprofielen voor constructiedoeleinden van 
ongelegeerd en fijnkorrelig staalsoorten - Deel 1: Technische 
leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10210-1:2006 en Warmvervaardigde buisprofielen voor constructiedoeleinden van 
ongelegeerd en fijnkorrelig staal - Deel 1: Technische 
leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10210-2:2006 nl Warmvervaardigde buisprofielen voor constructiedoeleinden van 
ongelegeerde en fijnkorrelige staalsoorten - Deel 2: Toleranties, 
afmetingenen profieleigenschappen

NEN-EN 10210-2:2006 en Warmvervaardigde buisprofielen voor constructiedoeleinden van 
ongelegeerd en fijnkorrelig staal - Deel 2: Toleranties, afmetingen en 
profieleigenschappen

NEN-EN 10210-2:2006/C1:2007 en Warmvervaardigde buisprofielen voor constructiedoeleinden van 
ongelegeerd en fijnkorrelig staal - Deel 2: Toleranties, afmetingen en 
profieleigenschappen

NEN-EN 10219-1:2006 nl Koudvervaardigde gelaste buisprofielen voor constructiedoeleinden van 
ongelegeerd en fijnkorrelig staal - Deel 1: Technische 
leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10219-1:2006 en Koudvervaardigde gelaste buisprofielen voor constructiedoeleinden van 
ongelegeerd en fijnkorrelig staal - Deel 1: Technische 
leveringsvoorwaarden
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NEN-EN 10219-2:2006 en Koudvervaardigde gelaste buisprofielen voor constructiedoeleinden van 
ongelegeerd en fijnkorrelig staal - Deel 2: Toleranties, afmetingen en 
profieleigenschappen

NEN-EN 10219-2:2006 nl Koudvervaardigde gelaste buisprofielen voor constructiedoeleinden van 
ongelegeerde en fijnkorrelige staalsoorten - Deel 2: Toleranties, 
afmetingen en profieleigenschappen

NEN-EN 10240:1998 en Inwendige en/of uitwendige beschermende deklagen voor stalen buizen - 
Specificaties voor dompelverzinkte deklagen aangebracht in 
geautomatiseerde installaties

NEN-EN 14399-1:2005 en Verbindingen met hoge voorspanning in staalconstructies - Deel 1: 
Algemene eisen

NEN-EN 14399-2:2005 en Verbindingen met hoge voorspanning voor staalconstructies - Deel 2: 
Geschiktheidsbeproeving voor voorspannen

NEN-EN 14399-3:2005 en Verbindingen met hoge voorspanning voor staalconstructies - Deel 3: 
Systeem HR - Zeskantbout- en moergarnituren

NEN-EN 14399-4:2005 en Verbindingen met hoge voorspanning voor staalconstructies - Deel 4: 
Systeem HV - Zeskantbout- en moergarnituren

NEN-EN 14399-5:2005/C1:2006 en Verbindingen met hoge voorspanning voor staalconstructies - Deel 5: 
Vlakke sluitringen

NEN-EN 14399-5:2005 en Verbindingen met hoge voorspanning voor staalconstructies - Deel 5: 
Vlakke sluitringen

NEN-EN 14399-6:2005/C1:2007 en Verbindingen met hoge voorspanning voor staalconstructies - Deel 6: 
Vlakke afgeschuinde sluitringen

NEN-EN 14399-6:2005 en Verbindingen met hoge voorspanning voor staalconstructies - Deel 6: 
Vlakke afgeschuinde sluitringen

NEN-EN 14399-7:2008 en Verbindingen met hoge voorspanning in staalconstructies - Deel 7: 
Systeem HR - Verzonken kopbout- en moergarnituren

NEN-EN 14399-8:2008 en Verbindingen met hoge voorspanning in staalconstructies - Deel 8: 
Systeem HV - Zeskantpasbout- en moergarnituren

NEN-ISO 68-1:1999 en ISO-schroefdraad voor algemene toepassing - Basisprofiel - Deel 1: 
Metrische schroefdraad

NEN-ISO 68-1:1999 nl ISO-schroefdraad voor algemene toepassing - Basisprofiel - Deel 1: 
Metrische schroefdraad

NEN-EN-ISO 286-2:2010 en Geometrische productspecificaties (GPS) - ISO-passingstelsel - Deel 2: 
Tabellen met standaardtolerantieklassen en grensmaatafwijkingen voor 
gaten en assen

NEN-ISO 724:1999 nl ISO-metrische schroefdraad voor algemene toepassing - Nominale maten

NEN-ISO 724:1999 en ISO-metrische schroefdraad voor algemene toepassing - Nominale maten

NEN-ISO 898-2:1994 nl Mechanische eigenschappen van bevestigingsartikelen - Deel 2: Moeren 
met voorgeschreven proefbelastingswaarden - Schroefdraad met grove 
spoed

NEN-ISO 965-1:1999 en ISO-metrische schroefdraad voor algemene toepassing - Toleranties - Deel 
1: Grondbeginselen en basisregels

NEN-ISO 965-2:1999 nl ISO-metrische schroefdraad voor algemene toepassingen - Toleranties - 
Deel 2: Grensmaten voor buiten- en binnenschroefdraad voor algemene 
toepassingen - Kwaliteit: middel

NEN-ISO 965-2:1999 en ISO-metrische schroefdraad voor algemene toepassing - Toleranties - Deel 
2: Grensmaten voor buiten- en binnenschroefdraad voor algemene 
toepassing - Kwaliteit: middel

NEN-ISO 4015:1992 en Zeskantbouten - Produktklasse B - Gereduceerde schacht 
(schachtmiddellijn ˜ flankmiddellijn)

NEN-EN-ISO 4759-1:2001 en Toleranties voor bevestigingsartikelen - Deel 1: Bouten, 
schroeven,tapeinden en moeren - Productklassen A, B en C
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NEN-ISO 4829-1:1991 en Chemische analyse van staal en gietijzer - Bepaling van het totale gehalte 
aan silicium - Fotometrische methode na reductie van molybdatosilicaat - 
Deel 1: Siliciumgehalte tussen 0,05 en 1%

NEN-EN-ISO 7040:1997 en Zeskantborgmoeren (met niet-metalliek borgelement), type 1 - 
Sterkteklassen 5, 8 en 10

NEN-EN-ISO 7042:1997 en Zeskantborgmoeren van metaal - Sterkteklassen 5, 8, 10 en 12
NEN-EN-ISO 7719:1997 en Zeskantborgmoeren van metaal, type 1 - Sterkteklassen 5, 8 en 10
NEN-EN-ISO 8503-1:1995 en Voorbereiding van oppervlakken van staal voor het aanbrengen van verf 

en aanverwante produkten - Eigenschappen van gestraalde oppervlak van 
staal - Deel 1: Specificaties en definities voor vergelijkingsmonsters voor 
de ISO-ruwheid voor de beoordeling van gestraalde oppervlakken

NEN-EN-ISO 8503-2:1995 en Voorbereiding van oppervlakken van staal voor het aanbrengen van verf 
en aanverwante produkten - Eigenschappen van gestraalde oppervlak van 
staal - Deel 2: Methode voor de bepaling van de ruwheid van gestraalde 
oppervlakken van staal - Methode met vergelijkingsmonsters

NEN-ISO 8839:1992 en Mechanische eigenschappen van bevestigingsartikelen - Bouten, 
schroeven, tapeinden en moeren van non-ferrometalen

NEN-EN-ISO 10511:1997 en Lage zeskantborgmoeren (met niet-metalliek borgelement)
NEN-EN-ISO 10512:1997 en Zeskantborgmoeren (met niet-metalliek borgelement), type 1, met 

metrische fijne schroefdraad - Sterkteklassen 6, 8 en 10
NEN-EN-ISO 10513:1997 en Zeskantborgmoeren van metaal, type 2, met metrische fijne schroefdraad - 

Sterkteklassen 8, 10 en 12
NEN-EN-ISO 12944-1:1998 en Verven en vernissen - Bescherming van staalconstructies tegen corrosie 

door middel van verfsystemen - Deel 1: Algemene informatie

NEN-EN-ISO 12944-2:1998 en Verven en vernissen - Bescherming van staalconstructies tegen corrosie 
door middel van verfsystemen - Deel 2: Indeling van belastingsklassen

NEN-EN-ISO 12944-3:1998 en Verven en vernissen - Bescherming van staalconstructies tegen corrosie 
door middel van verfsystemen - Deel 3: Ontwerpcriteria

NEN-EN-ISO 12944-4:1998 en Verven en vernissen - Bescherming van staalconstructies tegen corrosie 
door middel van verfsystemen - Deel 4: Soorten oppervlakken en 
oppervlaktevoorbehandeling

NEN-EN-ISO 12944-6:1998 en Verven en vernissen - Bescherming van staalconstructies tegen corrosie 
door middel van verfsystemen - Deel 6: 
Laboratoriumbeproevingsmethoden voor het vaststellen van prestaties

NEN-EN-ISO 12944-7:1998 en Verven en vernissen - Bescherming van staalconstructies tegen corrosie 
door middel van verfsystemen - Deel 7: Uitvoering van en toezicht op 
schilderwerkzaamheden

NEN-EN-ISO 12944-8:1998 en Verven en vernissen - Bescherming van staalconstructies tegen corrosie 
door middel van verfsystemen - Deel 8: Ontwikkeling van specificaties 
voor nieuw werk en onderhoud

NEN-EN 1993-1-7:2008/NB:2011 en Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-7 Eurocode 3: Ontwerp en 
berekening van staalconstructies - Deel 1-7: Sterkte en stabiliteit haaks op 
het vlak belaste platen

NEN-EN 1993-1-11:2007/NB:2011 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-11 Eurocode 3: Ontwerp en 
berekening van staalconstructies - Deel 1-11: Ontwerp en berekening van 
op trek belaste componenten (inclusief C1:2009)

NEN 2008:1977/C1:1979 nl Voorschriften voor het vervaardigen van stalen bruggen - VVSB 1977
NEN 2008:1977 nl Voorschriften voor het vervaardigen van stalen bruggen - VVSB 1977
NEN 6206:1978 nl Chemische analyse van ijzer en staal - Titrimetrische bepaling van het 

gehalte aan koolstof in ijzer en staal na verbranding in een 
hoogfrequentoven of een elektrische weerstandsoven
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NEN 6786:2001/A1:2002 nl Voorschriften voor het ontwerpen van beweegbare bruggen (VOBB)
NEN 6786:2001 nl Voorschriften voor het ontwerpen van beweegbare bruggen (VOBB)

NEN-EN 485-1:2008+A1:2009 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Plaat en band - Deel 1: Technische 
leveringsvoorwaarden

NEN-EN 485-4:1994 nl Aluminium en aluminiumlegeringen - Plaat en band - Deel 4: Toleranties 
op vorm en afmetingen van koudgewalste produkten

NEN-EN 515:1995 nl Aluminium en aluminiumlegeringen - Kneedprodukten - 
Toestandsaanduidingen

NEN-EN 515:1995 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Kneedprodukten - 
Toestandsaanduidingen

NEN-EN 573-2:1994 nl Aluminium en aluminiumlegeringen - Chemische samenstelling en vorm 
van geknede produkten - Deel 2: Aanduidingssysteem gebaseerd op 
chemische symbolen

NEN-EN 573-2:1994 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Chemische samenstelling en vorm 
van geknede produkten - Deel 2: Aanduidingssysteem gebaseerd op 
chemische symbolen

NEN-EN 586-1:1997 nl Aluminium en aluminiumlegeringen - Smeedstukken - Deel 1: Technische 
leveringsvoorwaarden

NEN-EN 586-1:1997 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Smeedstukken - Deel 1: Technische 
leveringsvoorwaarden

NEN-EN 586-2:1994 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Smeedstukken - Deel 2: 
Mechanische eigenschappen en aanvullende eisen voor de eigenschappen

NEN-EN 586-2:1994 nl Aluminium en aluminiumlegeringen - Smeedstukken - Deel 2: 
Mechanische eigenschappen en aanvullende eisen voor de eigenschappen

NEN-EN 586-3:2001 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Smeedstukken - Deel 3: Toleranties 
op afmetingen en vorm

NEN-EN 754-1:2008 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Koudgetrokken staven en buizen - 
Deel 1: Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 754-2:2008 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Koudgetrokken staven en buizen - 
Deel 2: Mechanische eigenschappen

NEN-EN 754-3:2008 en Aluminium en alumiumlegeringen - Koudgetrokken staven en buizen - 
Deel 3: Ronde staven, toleranties op afmetingen en vorm

NEN-EN 754-4:2008 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Koudgetrokken staven en buizen - 
Deel 4: Getrokken vierkante staven, toleranties op afmetingen en vorm

NEN-EN 754-5:2008 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Koudgetrokken staven en buizen - 
Deel 5: Rechthoekige staven, toleranties op afmetingen en vorm

NEN-EN 754-6:2008 en Kneedaluminium en kneedaluminiumlegeringen - Koudgetrokken staven 
en buizen - Deel 6: Zeskante staven, toleranties op afmetingen en vorm

NEN-EN 754-7:2008 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Koudgetrokken staven en buizen - 
Deel 7: Naadloze buizen, toleranties op afmetingen en vorm

NEN-EN 754-8:2008 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Koudgetrokken staven en buizen - 
Deel 8: Met een doorn geëxtrudeerde buizen, toleranties op afmetingen en 
vorm

NEN-EN 755-1:2008 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Geëxtrudeerde staven, buizen en 
profielen - Deel 1: Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 755-2:2008 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Geëxtrudeerde staven, buizen en 
profielen - Deel 2: Mechanische eigenschappen

NEN-EN 755-3:2008 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Geëxtrudeerde staven, buizen en 
profielen - Deel 3: Ronde staven, toleranties op afmetingen en vorm

91.080.10-20 - Aluminiumconstructies
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NEN-EN 755-4:2008 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Geëxtrudeerde staven, buizen en 
profielen - Deel 4: Vierkante staven, toleranties op afmetingen en vorm

NEN-EN 755-5:2008 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Geëxtrudeerde staven, profielen en 
buizen - Deel 5: Rechthoekige staven, toleranties op afmetingen en vorm

NEN-EN 755-6:2008 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Geëxtrudeerde staven, buizen en 
profielen - Deel 6: Zeskante staven, toleranties op afmetingen en vorm

NEN-EN 755-7:2008 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Geëxtrudeerde staven, buizen en 
profielen - Deel 7: Naadloze buizen, toleranties op afmetingen en vorm

NEN-EN 755-8:2008 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Geëxtrudeerde staven, buizen en 
profielen - Deel 8: Met een doorn geëxtrudeerde buizen, toleranties op 
afmetingen en vorm

NEN-EN 755-9:2008 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Geëxtrudeerde staven, buizen en 
profielen - Deel 9: Profielen, toleranties op afmetingen en vorm

NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011 en Uitvoering van staal- en aluminiumconstructies - Deel 2: Technische eisen 
voor staalconstructie

NEN-EN 1592-1:1998 en Aluminium en aluminiumlegeringen - HF-gelaste buizen - Deel 1: 
Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 1592-1:1998 nl Aluminium en aluminiumlegeringen - HF-gelaste buizen - Deel 1: 
Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 1592-2:1998 en Aluminium en aluminiumlegeringen - HF-gelaste buizen - Deel 2: 
Mechanische eigenschappen

NEN-EN 1592-2:1998 nl Aluminium en aluminiumlegeringen - HF-gelaste buizen - Deel 2: 
Mechanische eigenschappen

NEN-EN 1592-3:1998 nl Aluminium en aluminiumlegringen - HF-gelaste buizen - Deel 3: 
Toleranties op afmetingen en vorm voor ronde buizen

NEN-EN 1592-3:1998 en Aluminium en aluminiumlegringen - HF-gelaste buizen - Deel 3: 
Toleranties op afmetingen en vorm voor ronde buizen

NEN-EN 1592-4:1998 nl Aluminium en aluminiumlegeringen - HF-gelaste buizen - Deel 4: 
Toleranties op afmetingen en vorm voor vierkante, rechthoekige en 
gevormde buizen

NEN-EN 1592-4:1998 en Aluminium en aluminiumlegeringen - HF-gelaste buizen - Deel 4: 
Toleranties op afmetingen en vorm voor vierkante, rechthoekige en 
gevormde buizen

NEN-EN 1706:2010 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Gietstukken - Chemische 
samenstelling en mechanische eigenschappen

NVN-ENV 1999-1-1:1998 en Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-
1: Algemene regels - Algemene regels en regels voor gebouwen

NVN-ENV 1999-1-2:1998 en Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-
2: Algemene regels - Constructieve brandveiligheid

NEN-EN 12020-1:2008 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Geëxtrudeerde precisieprofielen van 
legeringen EN AW-6060 en EN AW-6063 - Deel 1: Technische 
leveringsvoorwaarden

NEN-EN 12020-2:2008 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Geëxtrudeerde precisieprofielen van 
legeringen EN AW-6060 en EN AW-6063 - Deel 2: Toleranties op 
afmetingen en vorm

NPR 8020-11:2006 nl Evenementen - Hijs- en heftechniek - Met de hand aangedreven personen-
vliegsystemen

NPR 8020-13:2010 nl Evenementen - Hijs- en heftechniek - Riggingplan ('rigging plot')
NPR 8020-14:2009 nl Evenementen - Hijs- en heftechniek - Onderhoud en inspectie
NPR 8020-15:2011 nl Evenementen - Hijs- en heftechniek - Veiligheidskabels voor lasten 

bevestigd aan lastdragers
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NEN-EN 204:2001 en Classificatie van thermoplastische houtlijmen voor niet-constructieve 
toepassingen

NEN-EN 302-2:2004 en Lijmen voor dragende houtconstructies - Beproevingsmethoden - Deel 2: 
Bepaling van de weerstand tegen delamineren

NEN-EN 302-3:2004 en Lijmen voor dragende houtconstructies - Beproevingsmethoden - Deel 3: 
Bepaling van de invloed van zuuraantasting van houtvezels ten gevolge 
van temperatuur- en vochtigheidswisselingen op de treksterkte loodrecht 
op de vezel

NEN-EN 302-3:2004/A1:2005 en Lijmen voor dragende houtconstructies - Beproevingsmethoden - Deel 3: 
Bepaling van de invloed van zuuraantasting van houtvezels ten gevolge 
van temperatuur- en vochtigheidswisselingen op de treksterkte loodrecht 
op de vezel

NEN-EN 302-4:2004 en Lijmen voor dragende houtconstructies - Beproevingsmethoden - Deel 4: 
Bepaling van de invloed van krimp van het hout op de schuifsterkte

NEN-EN 302-6:2004 en Lijmen voor dragende houtconstructies - Beproevingsmethoden - Deel 6: 
Bepaling van de conventionele perstijd

NEN-EN 302-7:2004 en Lijmen voor dragende houtconstructies - Beproevingsmethoden - Deel 7: 
Bepaling van de conventionele levensduur

NEN-EN 310:1993 en Houtachtige plaatmaterialen - Bepaling van de elasticiteitsmodulus bij 
buiging en van de buigsterkte

NEN-EN 380:1994 en Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Algemene uitgangspunten bij 
beproeving onder statische belasting

NEN-EN 383:2007 en Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de stuiksterkte en 
stijfheden van stifvormige verbindingsmiddelen

NEN-EN 408:2010 en Houtconstructies - Hout voor houtconstructies en gelijmd gelamineerd 
hout - Bepaling van enkele fysische- en mechanische eigenschappen

NEN-EN 409:2009 en Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van het vloeimoment 
van stiftvormige verbindingsmiddelen

NEN-EN 594:2011 en Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Sterkte en stijfheid van houten 
ribpanelen voor wanden

NEN-EN 595:1995 en Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Beproeving van 
vakwerkliggers voor de bepaling van de draagkracht en het 
vervormingsgedrag

NEN-EN 596:1995 en Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Beproeving van wandpanelen 
op zachte stootbelasting

NEN-EN 789:2004 en Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de mechanische 
eigenschappen van houtachtige plaatmaterialen

NEN-EN 912:2011 en Verbindingsmiddelen voor houtconstructies - Specificaties
NEN-EN 1072:1995 en Triplex - Beschrijving van de buigeigenschappen van constructietriplex

NEN-EN 1075:1999 en Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Verbindingen met hechtplaten

NVN-ENV 1156:1999 en Houtachtige plaatmaterialen - Bepaling van de factoren voor de 
belastingsduur en kruip

NEN-EN 1194:1999 en Houtconstructies - Gelijmd gelamineerd hout - Sterkteklassen en bepaling 
van karakteristieke waarden

NEN-EN 1195:1997 en Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Prestatie van dragende houten 
vloeren

NEN-EN 1380:2009 en Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Dragende nagels, schroeven, 
stiften en bouten

NEN-EN 1381:1999 en Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Dragende nietverbindingen
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NEN-EN 1382:1999 en Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Uittrekweerstand van 
verbindingsmiddelen voor houtconstructies

NEN-EN 1383:1999 en Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Intrekweerstand van 
verbindingsmiddelen

NEN-EN 1995-1-1:2005/C1:2006 en Eurocode 5 - Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-1: 
Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1995-1-1:2005/A1:2008 en Eurocode 5 - Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-1: 
Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1995-1-1:2005 en Eurocode 5 - Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-1: 
Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1995-1-1:2005 nl Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-1: 
Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen 
(inclusief C1:2006)

NEN-EN 1995-1-2:2005 en Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2: 
Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1995-1-2:2005 nl Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2: 
Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij brand (inclusief 
C1:2006). Zie NEN-EN 1995-1-2

NEN-EN 1995-1-2:2005/NB:2011 en Nationale bijlage bij NEN-EN 1995-1-2 Eurocode 5: Ontwerp en 
berekening van houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en 
berekening van constructies bij brand (inclusief C1:2006 en C2:2009)

NEN-EN 1995-1-2:2005/NB:2011 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1995-1-2 Eurocode 5: Ontwerp en 
berekening van houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en 
berekening van constructies bij brand (inclusief C1:2006 en C2:2009)

NEN-EN 1995-1-2:2005/C1:2006 en Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2: 
Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1995-1-2:2005/C2:2009 en Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2: 
Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1995-2:2005 en Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 2: 
Bruggen

NEN-EN 12512:2001/A1:2005 en Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Cyclische beproeving van 
verbindingen met mechanische bevestigingsartikelen

NEN-EN 12512:2001 en Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Cyclische beproeving van 
verbindingen met mechanische bevestigingsartikelen

NEN-EN 13271:2001 en Bevestigingsartikelen voor hout - Karakteristieke sterkte en stijfheid van 
ring-, plaatdeuvel- en kramplaatverbindingen in hout

NEN-EN 13986:2004 en Houtachtige plaatmaterialen voor gebruik in de bouw - Eigenschappen, 
conformiteitsbeoordeling en merken

NEN-EN 14250:2010 en Houtconstructies - Producteisen voor vooraf vervaardigde onderdelen met 
metalen hechtplaten

NEN-EN 14251:2003 en Rondhout voor constructieve toepassingen - Beproevingsmethoden
NEN-EN 14358:2007 en Houtconstructies - Berekening van de karakteristie ke 5-percentielwaarden 

en aanvaardingscriteria voor de acceptatie van een steekproef

NEN-EN 14374:2004 en Houtconstructies - Gelamineerd fineerhout voor constructieve 
toepassingen - Eisen

NEN-EN 14545:2008 en Houtconstructies - Verbindingsmiddelen - Eisen
NEN-EN 14592:2008 en Houtconstructies - Stiftvormige verbindingsmiddelen - Eisen
NEN-EN 15416-2:2008 en Lijmen voor dragende houtconstructies anders dan phenolen en 

aminoplasten - Beproevingsmethoden - Deel 2: Beproeving onder 
statische belasting van meervoudige lijmvoeg proefstukken voor 
afschuifsterkte evenwijdig aan de vezelriching

NEN-EN 15416-3:2007+A1:2010 en Lijmen voor dragende houtconstructies anders dan fenol- en aminoplasten -
Beproevingsmethoden - Deel 3: Vervormingstest door kruip bij cyclische 
klimaatcondities voor proefstukken met buig-afschuifmethode
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NEN-EN 15416-4:2006 en Lijmen voor dragende houtconstructies - Beproevingsmethoden - Deel 4: 
Bepaling van de open-samenstellingsperiode voor ééncomponent 
polyurethaanlijmen

NEN-EN 15416-5:2006 en Lijmen voor dragende houtconstructies anders dan fenol- en aminoplasten -
Beproevingsmethoden - Deel 5: Bepaling van de conventionele persduur

NEN-EN 15736:2009 en Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Uittreksterkte van 
geperforeerde metalen hechtplaten bij het transport en het plaatsen van 
vooraf vervaardigde binten

NEN-EN 15737:2009 en Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Torsieweerstand bij het 
indraaien van schroeven

NEN-ISO 6891:1991 en Houtconstructies - Verbindingen vervaardigd met mechanische 
verbindingsmiddelen - Algemene uitgangspunten bij de bepaling van de 
sterkte en vervorming

NEN-EN-ISO 8970:2010 en Houtconstructies - Beproeving van verbindingen vervaardigd met 
mechanische verbindingsmiddelen - Eisen aan de volumieke massa van 
hout

NPR-ISO/TR 12910:2010 en Houtconstructies van een licht frame - Vergelijking van vier nationale 
ontwerpdocumenten

NEN-ISO 22156:2004 en Bamboe - Constructief ontwerp
NEN-ISO 22390:2010 en Houtconstructies - Gelamineerd fineerhout (LVL) - Constructieve 

eigenschappen
NEN-EN 1995-1-1:2005/NB:2011 en Nationale bijlage bij NEN-EN 1995-1-1 Eurocode 5: Ontwerp en 

berekening van houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen - 
Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen (inclusief C1:2006 
en A1:2008)

NEN-EN 1995-1-1:2005/NB:2011 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1995-1-1 Eurocode 5: Ontwerp en 
berekening van houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen - 
Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen (inclusief C1:2006 
en A1:2008)

NEN 6763:1996/A3:2010 nl Gelamineerd hout - Producteigenschappen en bepalingsmethoden
NEN 6763:1996 nl Gelamineerd hout - Produkteigenschappen en bepalingsmethoden
NPR 7070:1984 nl Gelijmde dragende houten bouwconstructies - Algemeen gedeelte
NPR 7071:1984 nl Gelijmde dragende houten bouwconstructies - Horizontaal gelamineerd 

hout
NPR 7072:1984 nl Gelijmde dragende houten bouwconstructies - Verticaal gelamineerd hout 

en kruislaaghout
NPR 7073:1987 nl Gelijmde dragende houten bouwconstructies - Ribpanelen

NEN-EN 845-1:2003+A1:2008 en Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 1: 
Spouwankers, muurankers, raveel-/gordingschoenen en 
ondersteuningsproduc ten

NEN-EN 845-2:2003 en Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 2: Lateien

NEN-EN 845-3:2003+A1:2008 en Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 3: 
Lintvoegwapening van staal

NEN-EN 846-2:2000 en Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 
2: Bepaling van de hechtsterkte van geprefabriceerde lintvoegwapening in 
mortelvoegen

NEN-EN 846-3:2000 en Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 
3: Bepaling van de afschuifsterkte van lasverbindingen in geprefabriceerde 
lintvoegwapening

NEN-EN 846-4:2001 en Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor metselwerk - Deel 4: 
Bepaling van de belastbaarheid en lastvervorming van muurankers

NEN-EN 846-4:2001/A1:2004 en Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor metselwerk - Deel 4: 
Bepaling van de belastbaarheid en lastvervorming van muurankers

91.080.30 - Metselwerkconstructies
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NEN-EN 846-5:2000 en Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 
5: Bepaling van de trek- en druksterkte en het lastvervormingsgedrag van 
muurankers (tussen twee metselstenen)

NEN-EN 846-6:2000 en Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 
6: Bepaling van de trek- en druksterkte en het lastvervormingsgedrag van 
muurankers (eenzijdig bevestigd)

NEN-EN 846-7:2000 en Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 
7: Bepaling van de afschuifsterkte en het lastvervormingsgedrag van strip- 
en glijankers (beproeving van een klein metselwerkproefstuk)

NEN-EN 846-8:2000 en Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 
8: Bepaling van het draagvermogen en het lastvervormingsgedrag van 
balkdragers

NEN-EN 846-8:2000/A1:2006 en Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 
8: Bepaling van het draagvermogen en het lastvervormingsgedrag van 
balkdragers

NEN-EN 846-9:2000 en Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 
9: Bepaling van de buigsterkte en de afschuifsterkte van lateien

NEN-EN 846-10:2000 en Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 
10: Bepaling van het draagvermogen en de vervormingseigenschappen bij 
belasten van consoles

NEN-EN 846-11:2000 en Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 
11: Bepaling van de afmetingen en vormafwijking van lateien

NEN-EN 846-13:2001 en Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 
13: Bepaling van de weerstand tegen stoten, schuren en corrosie van 
organische beschermlagen

NEN-EN 1052-1:1998 en Beproevingsmethoden voor metselwerk - Deel 1: Bepaling van de 
druksterkte

NEN-EN 1052-1:1998 nl Beproevingsmethoden voor metselwerk - Deel 1: Bepaling van de 
druksterkte

NEN-EN 1052-2:1999 en Beproevingsmethoden voor metselwerk - Deel 2: Bepaling van de 
buigtreksterkte

NEN-EN 1052-3:2002/A1:2007 en Beproevingsmethoden voor metselwerk - Deel 3: Bepaling van de initiële 
schuifsterkte

NEN-EN 1052-3:2002 en Beproevingsmethoden voor metselwerk - Deel 3: Bepaling van de initiële 
schuifsterkte

NEN-EN 1052-4:2000 en Beproevingsmethoden voor metselwerk - Deel 4: Bepaling van de 
schuifsterkte ter plaatse van een dampdichte laag

NEN-EN 1052-5:2005 en Beproevingsmethoden voor metselwerk - Deel 5: Bepaling van de 
hechtsterkte met de hefboomproef

NEN-EN 1745:2002 en Metselwerk en metselwerkproducten - Methoden voor het vaststellen van 
de ontwerpwaarden voor de thermische eigenschappen

NEN-EN 1934:1998 en Thermische prestaties van gebouwen - Bepaling van de warmteweerstand 
met de 'hotbox'-methode met gebruik van een warmtestroommeter - 
Metselwerk

NEN-EN 1996-1-1:2006/C1:2009 en Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - 
Deel 1-1: Algemene regels voor constructies van gewapend en 
ongewapend metselwerk

NEN-EN 1996-1-1:2006/NB:2007 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1996-1-1 Eurocode 6: Ontwerp en 
berekening van constructies van metselwerk - Deel 1-1: Algemene regels 
voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk

NEN-EN 1996-1-1:2006/NB:2007 en Nationale bijlage bij NEN-EN 1996-1-1 Eurocode 6: Ontwerp en 
berekening van constructies van metselwerk - Deel 1-1: Algemene regels 
voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk
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NEN-EN 1996-1-1:2006+NB:2007 nl Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - 
Deel 1-1: Algemene regels voor constructies van gewapend en 
ongewapend metselwerk

NEN-EN 1996-1-1:2006 nl Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - 
Deel 1-1: Algemene regels voor constructies van gewapend en 
ongewapend metselwerk

NEN-EN 1996-1-1:2006 en Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - 
Deel 1-1: Algemene regels voor constructies van gewapend en 
ongewapend metselwerk

NEN-EN 1996-1-2:2005/NB:2007 en Nationale bijlage bij NEN-EN 1996-1-2 Eurocode 6: Ontwerp en 
berekening van constructies van metselwerk - Deel 1-2: Algemene regels - 
Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1996-1-2:2005+NB:2007 nl Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - 
Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij 
brand

NEN-EN 1996-1-2:2005/NB:2007 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1996-1-2 Eurocode 6: Ontwerp en 
berekening van constructies van metselwerk - Deel 1-2: Algemene regels - 
Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1996-1-2:2005/C1:2010 en Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - 
Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij 
brand

NVN-ENV 1996-2:1998 en Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van steenconstructies - Deel 2: 
Ontwerp, keuze van materialen en uitvoering van metselwerk

NEN-EN 1996-2:2006/NB:2011 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1996-2 - Eurocode 6: Ontwerp en 
berekening van constructies van metselwerk - Deel 2: Ontwerp, 
materiaalkeuze en uitvoering van constructies van metselwerk

NEN-EN 1996-2:2006 en Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - 
Deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van 
metselwerk

NEN-EN 1996-2:2006/C1:2009 en Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - 
Deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van 
metselwerk

NVN-ENV 1996-3:1999 en Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van steenconstructies - Deel 3: 
Vereenvoudigde berekeningsmethode en eenvoudige regels voor 
steenconstructies

NEN-EN 1996-3:2006 en Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - 
Deel 3: Vereenvoudigde berekeningsmethoden voor constructies van 
ongewapend metselwerk

NEN-EN 1996-3:2006/C1:2009 en Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - 
Deel 3: Vereenvoudigde berekeningsmethoden voor constructies van 
ongewapend metselwerk

NPR 6791:2009 nl Steenconstructies - Eenvoudige ontwerpregels, gebaseerd op NEN 
6790:2005

NEN-EN 206-1:2001 en Beton - Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit

NEN-EN 523:2003 en Dunwandige stalen omhullingsbuizen voor voorspankabels - Termen, 
eisen, kwaliteitsbeheersing

NEN-EN 524-1:1997 en Dunwandige stalen omhullingsbuizen voor voorspankabels - 
Beproevingsmethoden - Deel 1: Bepaling van de vorm en de afmetingen

NEN-EN 524-2:1997 en Dunwandige stalen omhullingsbuizen voor voorspankabels - 
Beproevingsmethoden - Deel 2: Bepaling van het gedrag onder buiging

NEN-EN 524-3:1997 en Dunwandige stalen omhullingsbuizen voor voorspankabels - 
Beproevingsmethoden - Deel 3: Heen-en-weerbuigproef

91.080.40 - Betonconstructies
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NEN-EN 524-4:1997 en Dunwandige stalen omhullingsbuizen voor voorspankabels - 
Beproevingsmethoden - Deel 4: Bepaling van de weerstand tegen 
belasting in dwarsrichting

NEN-EN 524-5:1997 en Dunwandige stalen omhullingsbuizen voor voorspankabels - 
Beproevingsmethoden - Deel 5: Bepaling van de weerstand tegen 
trekbelasting

NEN-EN 524-6:1997 en Dunwandige stalen omhullingsbuizen voor voorspankabels - 
Beproevingsmethoden - Deel 6: Bepaling van de lekdichtheid (Bepaling 
van het waterverlies)

NEN-EN 1504-1:2005 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Definities, eisen, kwaliteitsborging en 
conformiteitsbeoordeling - Deel 1: Definities

NEN-EN 1504-2:2004 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Definities, eisen, kwaliteitsbeheersing en 
conformiteitsbeoordeling - Deel 2: Oppervlaktebeschermingssystemen 
voor beton

NEN-EN 1504-3:2005 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Definities, eisen, kwaliteitsborging en 
conformiteitsbeoordeling - Deel 3: Constructieve en niet-constructieve 
reparatie

NEN-EN 1504-4:2004 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Definities, eisen, kwaliteitsborging en 
conformiteitsbeoordeling - Deel 4: Constructieve hechting

NEN-EN 1504-5:2005 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Definities, eisen, kwaliteitsborging en 
conformiteitsbeoordeling - Deel 5: Injecteren van beton

NEN-EN 1504-6:2006 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Definities, eisen, kwaliteitsbeheersing en 
conformiteitsbeoordeling - Deel 6: Verankeren van betonstaal

NEN-EN 1504-7:2006 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Definities, eisen, kwaliteisborging en 
conformiteitsbeoordeling - Deel 7: Bescherming tegen wapeningscorrosie

NEN-EN 1504-8:2004 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Definities, eisen, kwaliteitsborging en 
conformiteitsbeoordeling - Deel 8: Kwaliteitsborging en 
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1504-9:2008 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Definities, eisen, kwaliteitsborging en 
conformiteitsbeoordeling - Deel 9: Algemene principes voor het gebruik 
van de producten en systemen

NEN-EN 1504-10:2004 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Definities - Eisen - Kwaliteitsbeheersing en 
conformiteitsbeoordeling - Deel 10: Gebruik van producten en systemen 
op de bouwplaats en kwaliteitsbeheersing van het werk

NEN-EN 1504-10:2004/C1:2006 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Definities - Eisen - Kwaliteitsbeheersing en 
conformiteitsbeoordeling - Deel 10: Gebruik van producten en systemen 
op de bouwplaats en kwaliteitsbeheersing van het werk

NEN-EN 1542:1999 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de hechtsterkte 
door middel van de afbreekproef

NEN-EN 1543:1998 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de ontwikkeling 
van de treksterkte van polymeren
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NEN-EN 1766:2000 en Produkten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Referentiebeton voor 
beproevingen

NEN-EN 1767:1999 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Infrarood-analyse

NEN-EN 1770:1998 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de thermische-
uitzettingscoëfficiënt

NEN-EN 1771:2004/C1:2005 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de 
injecteerbaarheid en splijtproef

NEN-EN 1771:2004 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de 
injecteerbaarheid en splijtproef

NEN-EN 1799:1999 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Proeven voor het meten van 
de geschiktheid van dragende lijmen voor de toepassing op 
betonoppervlakken

NEN-EN 1877-1:2000 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Reactiefuncties van 
epoxyharsen - Deel 1: Bepaling van het epoxy-equivalent

NEN-EN 1877-2:2000 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Reactiefuncties van 
epoxyharsen - Deel 2: Bepaling van het aminegetal met behulp van het 
totale basiteitsgetal

NPR-CR 1901:1995 en Regionale specificaties en aanbevelingen ter voorkoming van schadelijke 
alkali-silicareacties in beton

NEN-EN 1992-1-1:2005/C2:2010 en Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: 
Algemene regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1992-1-1:2005 nl Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: 
Algemene regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1992-1-1:2005 en Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: 
Algemene regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1992-1-1:2005/C1:2008 en Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: 
Algemene regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1992-1-1:2005+NB:2007 nl Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: 
Algemene regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1992-1-1:2005/NB:2007 en Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-1-1 Eurocode 2: Ontwerp en 
berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels 
voor gebouwen

NEN-EN 1992-1-1:2005/NB:2007 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-1-1 Eurocode 2: Ontwerp en 
berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels 
voor gebouwen

NEN-EN 1992-1-2:2005/C1:2008 en Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-2: 
Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1992-1-2:2005+NB:2007 nl Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-2: 
Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1992-1-2:2005 en Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-2: 
Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1992-1-2:2005 nl Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-2: 
Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
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NVN-ENV 1992-2:1997 en Eurocode 2 - Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 2: 
Betonnen bruggen

NAD-NVN-ENV 1992-2:2002 nl Richtlijnen voor het gebruik van NVN-ENV 1992-2 Eurocode 2 - 
Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 2: Betonnen bruggen

NEN-EN 1992-2:2005/C1:2008 en Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Bruggen
NEN-EN 1992-2:2005 en Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Bruggen
NEN-EN 1992-3:2006 en Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 3: 

Constructies voor keren en opslaan van stoffen
NVN-CEN/TS 1992-4-1:2009 en Ontwerp en berekening van bevestigingsmiddelen voor gebruik in beton - 

Deel 4-1: Algemeen
NVN-CEN/TS 1992-4-2:2009 en Ontwerp en berekening van bevestigingsmiddelen voor gebruik in beton - 

Deel 4-2: Ankerbouten
NVN-CEN/TS 1992-4-3:2009 en Ontwerp en berekening van bevestigingsmiddelen voor gebruik in beton - 

Deel 4-3: Ankerrails
NVN-CEN/TS 1992-4-4:2009 en Ontwerp en berekening van bevestigingsmiddelen voor gebruik in beton - 

Deel 4-4: Bevestigingsmiddelen die achteraf worden gemonteerd - 
Mechanische systemen

NVN-CEN/TS 1992-4-5:2009 en Ontwerp en berekening van bevestigingsmiddelen voor gebruik in beton - 
Deel 4-5: Bevestigingsmiddelen die achteraf worden gemonteerd - 
Chemische systemen

NEN-EN 1994-1-1:2005 en Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-
1: Algemene regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1994-1-1:2005 nl Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-
1: Algemene regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1994-1-1:2005/C1:2009 en Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-
1: Algemene regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1994-1-1:2005+NB:2007 nl Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-
1: Algemene regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1994-1-1:2005/NB:2007 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-1-1 Eurocode 4: Ontwerp en 
berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en 
regels voor gebouwen

NEN-EN 1994-1-2:2005 nl Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-
2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005 en Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-
2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005+NB:2007 nl Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-
2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005/C1:2008 en Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-
2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005/NB:2007 en Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-1-2 Eurocode 4: Ontwerp en 
berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - 
Ontwerp enberekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005/NB:2007 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-1-2 Eurocode 4: Ontwerp en 
berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - 
Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NVN-ENV 1994-2:1998 en Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 2: 
Staal-betonbruggen

NEN-EN 1994-2:2006/C1:2008 en Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 2: 
Algemene regels en regels voor bruggen

NEN-EN 1994-2:2006 en Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 2: 
Algemene regels en regels voor bruggen
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NEN-EN 10244-1:2009/C1:2011 en Staaldraad en draadproducten - Deklagen van non-ferrometaal op 
staaldraad - Deel 1: Algemene principes

NEN-EN 10244-1:2009 en Staaldraad en draadproducten - Deklagen van non-ferrometaal op 
staaldraad - Deel 1: Algemene principes

NEN-EN 12188:1999 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de hechting van 
staal op staal voor het karakteriseren van dragende lijmen

NEN-EN 12189:1999 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de open tijd

NEN-EN 12192-1:2002 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Deeltjesgrootte-analyse - Deel 1: Methode voor droge 
componenten van vooraf vervaardigde mortel

NEN-EN 12192-2:1999 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Deeltjesgrootte-analyse - Deel 2: Beproevingsmethode 
voor vulstoffen voor dragende lijmen op basis van polymeren

NEN-EN 12269-1:2000 en Bepaling van het hechtgedrag tussen wapeningsstaal en geautoclaveerd 
cellenbeton met de liggerproef - Deel 1: Kortetermijnproef

NEN-EN 12269-2:2010 en Bepaling van het hechtgedrag tussen wapeningsstaal en geautoclaveerd 
cellenbeton met de liggerproef - Deel 2: Lange-duur beproevingsmethode

NEN-EN 12614:2004 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de 
glasovergangstemperatuur van polymeren

NEN-EN 12615:1999 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de schuine-
afschuifsterkte

NEN-EN 12617-1:2003 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Deel 1: Bepaling van de 
lineaire krimp van polymeren en oppervlaktebeschermingssystemen

NEN-EN 12617-2:2004 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Deel 2: Krimp van 
inspuitproducten voor scheuren op basis van polymeerbindmiddelen: 
Volumekrimp

NEN-EN 12617-3:2002 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Deel 3: Bepaling van de direct 
optredende lineaire krimp van constructieve hechtingsmiddelen

NEN-EN 12617-4:2002 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Deel 4: Bepaling van de krimp 
en de uitzetting

NEN-EN 12618-1:2004 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Deel 1: Hechting en 
rekcapaciteit van beperkt flexibele inspuitproducten

NEN-EN 12618-2:2004 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Deel 2: Bepaling van de 
hechting van inspuitproducten, met of zonder temperatuurwisselingen - 
Hechtingstreksterkte

NEN-EN 12618-3:2004 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Deel 3: Bepaling van de 
hechting van inspuitproducten, met of zonder temperatuurwisselingen - 
Methode met schuine afschuiving
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NEN-EN 12636:1999 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de hechting 
beton-op-beton

NEN-EN 12637-1:2004 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Combineerbaarheid van 
inspuitproducten - Deel 1: Combineerbaarheid met beton

NEN-EN 12637-3:2003 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Combineerbaarheid van 
inspuitproducten - Deel 3: Effect van inspuitproducten op elastomeer

NEN-EN 12696:2000 en Kathodische bescherming van staal in beton
NEN-EN 13057:2002 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 

betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de weerstand 
tegen capillaire absorptie

NEN-EN 13062:2003 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethode - Bepaling van de thixotropie 
van producten voor de bescherming van de wapening

NEN-EN 13294:2002 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de 
verwerkbaarheidstijd

NEN-EN 13295:2004 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de weerstand 
tegen carbonatatie

NEN-EN 13391:2004 en Mechanische beproevingen van voorspansystemen
NEN-EN 13395-1:2002 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 

betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de 
verwerkbaarheid - Deel 1: Beproevingsmethode voor de schudmaat van 
thixotrope mortels

NEN-EN 13395-2:2002 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de 
verwerkbaarheid - Deel 2: Beproevingsmethode voor de schudmaat van 
mortel of injectiemortel

NEN-EN 13395-3:2002 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de 
verwerkbaarheid - Deel 3: Beproevingsmethode voor de schudmaat van 
reparatiebeton

NEN-EN 13395-4:2002 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de 
verwerkbaarheid - Deel 4: Gebruik van reparatiemortel op oppervlakken

NEN-EN 13396:2004 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de indringing 
door chloorionen

NEN-EN 13412:2006 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de 
elasticiteitsmodulus onder druk

NEN-EN 13529:2003 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de bestandheid 
tegen zware chemische belasting

NEN-EN 13578:2003 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethode - Bruikbaarheid op nat beton

NEN-EN 13579:2002 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Droogproef voor hydrofobe 
impregneermiddelen
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NEN-EN 13580:2002 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Waterabsorptie en 
alkalibestandheid van hydrofobe impregneermiddelen

NEN-EN 13581:2002 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethode - Bepaling van het massaverlies 
van hydrofoob geïmpregneerd beton na vorst-/dooizoutbehandeling

NEN-EN 13584:2003 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de kruip onder 
drukspanning voor reparatieproducten

NEN-EN 13670:2009 en Het vervaardigen van betonconstructies
NEN-EN 13687-1:2002 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 

betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de thermische 
compatibiliteit - Deel 1: Afwisselend vriezen en dooien met 
onderdompeling in dooizout

NEN-EN 13687-2:2002 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de thermische 
compatibiliteit - Deel 2: Afwisselend onweer en regen (thermische schok)

NEN-EN 13687-3:2002 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de thermische 
compatibiliteit - Deel 3: Temperatuurwisselingen zonder invloed van 
dooizout

NEN-EN 13687-4:2002 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de thermische 
compatibiliteit - Deel 4: Droge temperatuurwisselingen

NEN-EN 13687-5:2002 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de thermische 
compatibiliteit - Deel 5: Weerstand tegen temperatuurschok

NEN-EN 13733:2002 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de 
duurzaamheid van constructieve hechtmiddelen

NEN-EN 13791:2007 en Beoordeling van de druksterkte van beton in constructies en vooraf 
vervaardigde betonelementen

NEN-EN 13894-1:2003 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de vermoeiing 
onder dynamische belasting - Deel 1: Tijdens bescherming/reparatie

NEN-EN 13894-2:2002 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de vermoeiing 
onder dynamische belasting - Deel 2: Na verharding

NPR-CEN/TS 14038-1:2004 en Elektrochemische realkalisatie en chloride extractie voor gewapend beton -
Deel 1: Realkalisatie

NEN-EN 14068:2003 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de 
waterdichtheid van geïnjecteerde scheuren zonder beweging in beton

NEN-EN 14117:2004 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de uitvloeitijd 
van met cement gebonden injectieproducten

NEN-EN 14406:2004 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de 
expansieverhouding en expansie-ontwikkeling

NEN-EN 14497:2004 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de 
filtratiestabiliteit
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NEN-EN 14497:2004/C1:2006 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de 
filtratiestabiliteit

NEN-EN 14498:2004 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Volume- en 
gewichtsveranderingen van injectieproducten na cycli van drogen en 
onderdompeling in water

NEN-EN 14629:2007 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van het 
chloridegehalte in verhard beton

NPR-CEN/TR 15177:2006 en Beproeving van vorst/dooi-weerstand van beton - Inwendige constructieve 
schade

NEN-EN 15183:2006 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Beproeving op bescherming 
tegen corrosie

NEN-EN 15184:2006 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Schuifweerstand van bekleed 
betonstaal in beton (uittrekproef)

NEN-EN-ISO 3766:2004/C11:2004 en Bouwkundige tekeningen - Vereenvoudigde tekenwijze van 
betonwapening

NEN-EN-ISO 3766:2004 en Bouwkundige tekeningen - Vereenvoudigde tekenwijze van 
betonwapening

NEN-EN-ISO 4066:1999 nl Bouwkundige tekeningen - Buigstaten
NEN-ISO 6935-1:2007 en Steel for the reinforcement of concrete - Part 1: Plain bars
NEN-ISO 14657:2005 en Zinc-coated steel for the reinforcement of concrete
NEN-EN-ISO 15630-1:2010 en Staal voor de wapening en voorspanning van beton - 

Beproevingsmethoden - Deel 1: Wapeningsstaven en -draden
NEN-EN-ISO 15630-3:2010 en Wapeningsstaal en voorspanstaal voor beton - Beproevingsmethoden - 

Deel 3: Voorspanstaal
NEN-ISO 22966:2009 en Uitvoering van betonconstructies
NEN 3868:2001 nl Voorspanstaal
NEN 3869:2001 nl Verankeringssystemen voor voorgespannen betonconstructies
NEN 6008:2008 nl Betonstaal
NEN 6146:1982 nl Wapeningsstaven voor gewapend beton - Vormen, codering en buigstaat

NEN 6722:2002 nl Voorschriften Beton - Uitvoering
NVN 6724:2001 nl Voorschriften Beton - In de grond gevormde funderingselementen van 

beton of mortel
NVN 6725:2008 nl Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd beton
NEN 8005:2008 nl Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1: Beton - Deel 1: Specificatie, 

eigenschappen, vervaardiging en conformiteit
NEN 8005:2008/A1:2011 nl Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1: Beton - Deel 1: Specificatie, 

eigenschappen, vervaardiging en conformiteit

NEN-EN 10223-1:1998 en Staaldraad en draadproducten voor omheiningen - Deel 1: Met zink of 
zinklegering bekleed prikkeldraad van staal

NEN-EN 10223-1:1998 nl Staaldraad en draadproducten voor omheiningen - Deel 1: Met zink of 
zinklegering bekleed prikkeldraad van staal

NEN-EN 10223-2:1998/A1:2004 en Staaldraad en draadproducten voor omheiningen - Deel 2: Gaas met 
zeshoekige mazen van staaldraad voor toepassing in de landbouw, als 
afscheiding en voor omheiningen

NEN-EN 10223-2:1998 nl Staaldraad en draadproducten voor omheiningen - Deel 2: Gaas met 
zeshoekige mazen van staaldraad voor toepassing in de landbouw, als 
afscheiding en voor omheiningen

91.090 - Terreinvoorzieningen
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NEN-EN 10223-2:1998 en Staaldraad en draadproducten voor omheiningen - Deel 2: Gaas met 
zeshoekige mazen van staaldraad voor toepassing in de landbouw, als 
afscheiding en voor omheiningen

NEN-EN 10223-3:1998 en Staaldraad en draadproducten voor omheiningen - Deel 3: Gaas met 
zeshoekige mazen van staaldraad voor toepassingen in de bouw

NEN-EN 10223-3:1998 nl Staaldraad en draadproducten voor omheiningen - Deel 3: Gaas met 
zeshoekige mazen van staaldraad voor toepassingen in de bouw

NEN-EN 13241-1:2003+A1:2011 en Industriële en commerciële garagedeuren en -poorten - Productnorm - 
Deel 1 - Producten zonder brand- of rookwerende eigenschappen

NEN-EN 13978-1:2005 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Vooraf vervaardigde garages - Deel 
1: Garages van gewapend beton, monolithisch of bestaande uit enkele 
elementen met kamerafmetingen

NEN-EN-IEC 60335-2-95:2005 en Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-
95: Bijzondere eisen voor aandrijfmechanismen voor verticaal bewegende 
garagedeuren voor woonhuizen

NEN 1814:2001 nl Toegankelijkheid van buitenruimten, gebouwen en woningen

NEN-EN 1946-4:2000 en Thermische eigenschappen van bouwproducten en bouwonderdelen - 
Specifieke criteria voor de beoordeling van laboratoria bij de uitvoering 
van metingen voor de bepaling van de warmteoverdrachtseigenschappen - 
Deel 4: Metingen met de verwarmingskastmethoden

NEN-EN 1946-5:2000 en Thermische eigenschappen van bouwproducten en bouwonderdelen - 
Specifieke criteria voor de beoordeling van laboratoria bij de uitvoering 
van metingen voor de bepaling van de warmteoverdrachtseigenschappen - 
Deel 5: Metingen met de pijpproefmethoden

NEN-EN 12524:2000 en Bouwmaterialen en bouwproducten - Warmte- en vochtwerende 
eigenschappen - Overzicht van ontwerpwaarden

NEN-EN 12524:2000 nl Bouwmaterialen en bouwproducten - Warmte- en vochtwerende 
eigenschappen - Overzicht van ontwerpwaarden

NEN-EN 12664:2001 en Thermische eigenschappen van bouwmaterialen en producten - Bepaling 
van de warmteweerstand volgens de methode met afgeschermde "hot 
plate" en de methode met warmtestroommeter - Droge en natte producten 
met een lage en een gemiddelde warmteweerstand

NEN-EN 12667:2001 en Thermische eigenschappen van bouwmaterialen en producten - Bepaling 
van de warmteweerstand volgens de methode met afgeschermde "hot 
plate" en de methode met warmtestroommeter - Producten met een 
gemiddelde en een hoge warmteweerstand

NEN-EN 13009:2000 en Thermische en vochtwerende eigenschappen van bouwmaterialen en -
producten - Bepaling van de uitzettingscoëfficiënt door vocht

NEN-EN 13238:2010 en Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten - 
Conditioneringsprocedures en algemene regels voor de keuze van 
ondergronden

NEN-EN 13823:2010 en Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten - Bouwproducten, met 
uitzondering van vloerafwerkingen, blootgesteld aan een thermische 
aanval met een brandend voorwerp

NPR-CEN/TR 14613:2004 en Thermische eigenschappen van bouwmaterialen en bouwonderdelen - 
Uitgangspunten voor de bepaling van thermische eigenschappen van 
vochtige materialen en onderdelen

NPR-CEN/TR 15855:2009 en Bouwproducten - Beoordeling van de afgifte van geclassificeerde 
gevaarlijke stoffen - Handelsbelemmeringen

NPR-CEN/TR 15858:2009 en Bouwproducten - Beoordeling van de afgifte van geclassificeerde 
gevaarlijke stoffen uit bouwproducten gebaseerd op de procedures voor 
WT, WFT/FT

91.100.01 - Bouwmaterialen, algemeen
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NPR-CEN/TR 15985:2010 en Thermische isolatie producten - Fabrieksmatig vervaardigde producten 
van geëxpandeerd polystyrene (EPS) - Vrijwillige verklaring van ruw 
materiaal

NPR-CEN/TR 16045:2010 en Bouwproducten - Beoordeling van de afgifte van gevaarlijke stoffen - 
Gehalte aan geclassificeerde gevaarlijke stoffen - Selectie van 
analysemethoden

NPR-CEN/TR 16098:2010 en Bouwproducten - Beoordeling van de afgifte van geclassificeerde 
gevaarlijke stoffen - Concept voor horizontale beproevingsprocedures ter 
ondersteuning van de eisen opgenomen in de CPD

NEN-EN-ISO 1716:2010 en Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten - Bepaling van de 
verbrandingswarmte

NEN-EN-ISO 11925-2:2010/C1:2011 
en;fr;de

Brandgedragproeven - Ontvlambaarheid van bouwproducten bij directe 
blootstelling aan vlammen - Deel 2: Beproeving met vlammen uit één bron

NEN-EN-ISO 11925-2:2010 en Brandgedragproeven - Ontvlambaarheid van bouwproducten bij directe 
blootstelling aan vlammen - Deel 2: Beproeving met vlammen uit één bron

NEN-EN-ISO 12570:2000 en Thermische en vochtwerende eigenschappen van bouwmaterialen en -
producten - Bepaling van het vochtgehalte door drogen bij verhoogde 
temperatuur

NEN-EN-ISO 12571:2000 en Thermische en vochtwerende eigenschappen van bouwmaterialen en -
producten - Bepaling van de hygroscopische sorptie-eigenschappen

NEN-EN-ISO 15148:2003 en Hygrothermische prestatie van bouwmaterialen en producten - Bepaling 
van de waterabsorptie door gedeeltelijke onderdompeling

NEN-ISO 22157-1:2004 en Bamboe - Bepaling van de fysische en mechanische eigenschappen - Deel 
1: Eisen

NEN 7300:1997 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Monsterneming - Algemene aanwijzingen

NEN 7300:1997 en Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Monsterneming - Algemene aanwijzingen

NVN 7301:1997 en Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Monsterneming - Monsterneming van korrelvormige 
materialen uit materiaalstromen

NVN 7301:1997 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Monsterneming - Monsterneming van korrelvormige 
materialen uit materiaalstromen

NVN 7302:1997 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Monsterneming - Monsterneming van korrelvormige 
materialen uit statische partijen

NVN 7302:1998 en Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Monsterneming - Monsterneming van korrelvormige 
materialen uit statische partijen

NVN 7303:1998 en Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Monsterneming - Monsterneming van vormgegeven en 
monolitische materialen

NVN 7303:1998 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Monsterneming - Monsterneming van vormgegeven en 
monolitische materialen

NEN 7310:1995 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Monstervoorbehandeling - Algemene aanwijzingen
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NVN 7311:1995 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Monstervoorbehandeling - Monsteropslag en -
conservering

NVN 7312:1995 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Monstervoorbehandeling - Monstervoorbehandeling voor 
de bepaling van het uitlooggedrag en het gehalte van anorganische 
componenten

NVN 7313:1995 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Monstervoorbehandeling - Monstervoorbehandeling voor 
de bepaling van het uitlooggedrag en het gehalte van organische 
componenten

NEN 7320:1997 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Bepaling van het gehalte van anorganische componenten -
Algemene aanwijzingen

NVN 7323:1997 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Bepaling van het gehalte van anorganische componenten -
Bepaling van het gehalte van arseen, antimoon en seleen met atomaire-
absorptiespectrometrie (hydridegeneratietechniek)

NEN 7324:2001 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Bepaling van het gehalte van anorganische componenten -
Bepaling van het gehalte van kwik met atomaire-absorptiespectrometrie 
(koude-damptechniek)

NEN 7330:2001 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Bepaling van het gehalte van organische componenten - 
Algemene aanwijzingen

NEN 7330:2001/C1:2007 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Bepaling van het gehalte van organische componenten - 
Algemene aanwijzingen

NEN 7340:2000 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Karakteriseringsproeven - Algemene aanwijzingen

NEN 7341:1995 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Uitloogproeven - Bepaling van de beschikbaarheid voor 
uitloging van anorganische componenten

NEN 7343:1995 en Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Uitloogproeven - Bepaling van de uitloging van 
anorganische componenten uit poeder- en korrelvormige materialen met 
de kolomproef

NEN 7343:1995 nl Uitloog karakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Uitloogproeven - Bepaling van de uitloging van 
anorganische componenten uit poeder- en korrelvormige materialen met 
de kolomproef

NEN 7345:1995 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Uitloogproeven - Bepaling van de uitloging van 
anorganische componenten uit vormgegeven en monolitische materialen 
met de diffusieproef

NEN 7347:2006 en Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Uitloogproeven - Bepaling van de uitloging van 
anorganische componenten uit gecompacteerde korrelvormige materialen

NEN 7347:2006 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Uitloogproeven - Bepaling van de uitloging van 
anorganische componenten uit gecompacteerde korrelvormige materialen
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NEN 7348:2006 en Uitloogkarakteristieken - Bepaling van het reducerend karakter en het 
reducerend vermogen - Vaste grond en steenachtige materialen

NEN 7348:2006 nl Uitloogkarakteristieken - Bepaling van het reducerend karakter en het 
reducerend vermogen - Vaste grond en steenachtige materialen

NVN 7350:1997 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Uitloogproeven - Bepaling van de uitloging van PAK, 
PCB en EOX uit poeder- en korrelvormige materialen met de 
cascadeproef

NEN 7360:1997 nl Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen 
en afvalstoffen - Termen en definities

NEN 7370:2005 nl Karakteriseringsproeven - Algemene aanwijzingen - Vaste grond- en 
steenachtige materialen

NEN 7371:2004 nl Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de beschikbaarheid voor uitloging 
van anorganische componenten - Vaste grond- en steenachtige materialen

NEN 7373:2004 nl Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de uitloging van anorganische 
componenten uit poeder- en korrelvormige materialen met een kolomproef 
- Vaste grond- en steenachtige materialen

NEN 7374:2004 nl Uitloogkarakteristieken - Kolomproef voor de bepaling van uitloging van 
PAK, PCB, OCB en EOX, fenol en cresolen uit poeder- en korrelvormige 
materialen - Vaste grond- en steenachtige materialen

NEN 7375:2004 nl Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de uitloging van anorganische 
componenten uit vormgegeven en monolitische materialen met een 
diffusieproef - Vaste grond- en steenachtige materialen

NVN 7376:2004 nl Uitloogkarakteristieken - Diffusieproef voor de bepaling van de uitloging 
van PAK, PCB, OCB en EOX, fenol en cresolen uit vormgegeven en 
monolitische materialen - Vaste grond- en steenachtige materialen

NEN 7383:2004 nl Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de cumulatieve uitloging van 
anorganische componenten uit poeder- en korrelvormige materialen met 
een vereenvoudigde procedure voor de kolomproef - Vaste grond- en 
steenachtige materialen

NVN 7384:2006 nl Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de cumulatieve uitloging van 
anorganische componenten uit poeder- en korrelvormige materialen onder 
anaërobe omstandigheden, met een vereenvoudigde procedure voor de 
kolomproef - Vaste grond- en steenachtige materialen

NEN 8006:2004 nl Milieugegevens van bouwmaterialen, bouwproducten en bouwelementen 
voor opname in een milieuverklaring - Bepalingsmethode volgens de 
levenscyclusanalysemethode (LCA)

NEN 8006:2004/A1:2008 nl Milieugegevens van bouwmaterialen, bouwproducten en bouwelementen 
voor opname in een milieuverklaring - Bepalingsmethode volgens de 
levenscyclusanalysemethode (LCA)

NEN-EN 196-1:2005 en Beproevingsmethoden voor cement - Deel 1: Bepaling van de sterkte
NEN-EN 196-2:2005 en Beproevingsmethoden voor cement - Deel 2: Chemische analyse van 

cement
NEN-EN 196-3:2005+A1:2009 en Beproevingsmethoden voor cement - Deel 3: Bepaling van begin en einde 

van de binding en bepaling van de vormhoudendheid
NPR-CEN/TR 196-4:2007 en Beproevingsmethoden voor cement - Deel 4: Kwantitatieve bepaling van 

de bestanddelen
NEN-EN 196-5:2011 en Beproevingsmethoden voor cement - Deel 5: Puzzolaniteitsproef voor 

puzzolaancement
NEN-EN 196-6:2010 en Beproevingsmethoden voor cement - Deel 6: Bepaling van de fijnheid

NEN-EN 196-7:2007 en Beproevingsmethoden voor cement - Deel 7: Methoden voor het nemen en 
voorbereiden van monsters van cement

91.100.10 - Cement. Gips. Kalk. Mortel
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NEN-EN 196-8:2010 en Beproevingsmethoden voor cement - Deel 8: Hydratatiewarmte - 
Oplosmethode

NEN-EN 196-9:2010 en Beproevingsmethoden voor cement - Deel 9: Hydratatiewarmte - Semi-
adiabatische methode

NEN-EN 197-1:2000 en Cement - Deel 1: Samenstelling, specificatie en conformiteitscriteria voor 
gewone cementsoorten

NEN-EN 197-1:2000 nl Cement - Deel 1: Samenstelling, specificatie en conformiteitscriteria voor 
gewone cementsoorten

NEN-EN 197-1:2000/A3:2007 en Cement - Deel 1: Samenstelling, specificatie en conformiteitscriteria voor 
gewone cementsoorten

NEN-EN 197-1:2000/A1:2004 en Cement - Deel 1: Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor 
gewone cementsoorten

NEN-EN 197-2:2000 en Cement - Deel 2: Conformiteitsbeoordeling
NEN-EN 197-4:2004 en Cement - Deel 4: Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor 

hoogovencementen met lage beginsterkte
NEN-EN 413-1:2011 en Metselcement - Deel 1: Samenstelling, specificaties en 

conformiteitscriteria
NEN-EN 413-2:2005 en Metselcement - Deel 2: Beproevingsmethoden
NEN-EN 450:1995 nl Vliegas voor beton - Definities, eisen en kwaliteitsbeheersing
NEN-EN 451-2:1994 en Beproevingsmethoden voor vliegas - Deel 2: Bepaling van de fijnheid 

door nat te zeven
NEN-EN 459-1:2010 en Bouwkalk - Deel 1: Definities, specificaties en conformiteitscriteria
NEN-EN 459-2:2010 en Bouwkalk - Deel 2: Beproevingsmethoden
NEN-EN 459-3:2011 en Bouwkalk - Deel 3: Conformiteitsbeoordeling
NEN-EN 480-1:2006+A1:2011 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - 

Deel 1: Referentiebeton en referentiemortel voor beproevingen

NEN-EN 480-5:2005 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - 
Deel 5: Bepaling van de capillaire wateropneming

NEN-EN 480-6:2005 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - 
Deel 6: Infrarood-analyse

NEN-EN 480-8:1996 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - 
Deel 8: Traditionele bepaling van het droge-stofgehalte

NEN-EN 480-10:1996 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - 
Deel 10: Bepaling van het gehalte aan in water oplosbaar chloride

NEN-EN 480-10:2009 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - 
Deel 10: Bepaling van het gehalte aan in water oplosbaar chloride

NEN-EN 480-12:2005 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - 
Deel 12: Bepaling van het alkaligehalte van hulpstoffen

NEN-EN 480-13:2009+A1:2011 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - 
Deel 13: Referentiemortel voor metselwerk voor het beproeven van 
hulpstoffen voor mortel

NEN-EN 480-14:2006 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - 
Deel 14: Bepaling van de gevoeligheid voor corrosie van betonstaal in 
beton - Elektro-chemische beproevingsmethode bij gelijkblijvende 
potentiaal

NEN-EN 520:2004+A1:2009 en Gipsplaten - Definities, eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 771-1:2003 en Specificaties voor metselstenen - Deel 1: Baksteen
NEN-EN 934-1:2008 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel 1: Algemene eisen
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NEN-EN 934-3:2009 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel 3: Hulpstoffen 
voor mortel voor metselwerk - Definities, eisen,  conformiteit en 
markering en aanduidingen

NEN-EN 934-5:2007 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel 5: Hulpstoffen 
voor spuitbeton - Definities, eisen, conformiteit, merken en labellen

NEN-EN 934-6:2001 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel 6: 
Monsterneming, conformiteitscontrole en conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 934-6:2001/A1:2006 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel 6: 
Monsterneming, conformiteitscontrole en conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 998-1:2010 en Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 1: Stukadoormortel 
voor binnen- en buitentoepassingen

NEN-EN 998-2:2010 en Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 2: Mortels voor 
metselwerk

NEN-EN 1015-1:1998 en Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk - Deel 1: Bepaling 
van korrelverdeling (door zeefanalyse)

NEN-EN 1015-1:1998/A1:2007 en Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk - Deel 1: Bepaling 
van korrelverdeling (door zeefanalyse)

NEN-EN 1015-2:1998/A1:2006 en Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk - Deel 2: 
Bemonstering van mortels en voorbereiding van proefmonsters

NEN-EN 1015-2:1998 en Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk - Deel 2: 
Bemonstering van mortels en voorbereiding van proefmonsters

NEN-EN 1015-3:1999 en Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk - Deel 3: Bepaling 
van de consistentie van mortelspecie (met schoktafel)

NEN-EN 1015-3:1999/A2:2006 en Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk - Deel 3: Bepaling 
van de consistentie van mortelspecie (met schoktafel)

NEN-EN 1015-3:1999/A1:2004 en Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk - Deel 3: Bepaling 
van de consistentie van mortelspecie (met schoktafel)

NEN-EN 1015-4:1998 en Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk - Deel 4: Bepaling 
van de consistentie van mortelspecie (door plunjerindringing)

NEN-EN 1015-6:1998/A1:2006 en Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk - Deel 6: Bepaling 
van de volumieke massa van specie

NEN-EN 1015-6:1998 en Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk - Deel 6: Bepaling 
van de volumieke massa van specie

NEN-EN 1015-7:1998 en Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk - Deel 7: Bepaling 
van het luchtgehalte van mortelspecie

NEN-EN 1015-9:1999/A1:2006 en Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk - Deel 9: Bepaling 
van de verwerkings- en correctietijd van mortelspecie

NEN-EN 1015-9:1999 en Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk - Deel 9: Bepaling 
van de verwerkings- en correctietijd van mortelspecie

NEN-EN 1015-10:1999 en Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk - Deel 10: Bepaling 
van de droge volumieke massa van verharde mortel

NEN-EN 1015-10:1999/A1:2007 en Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk - Deel 10: Bepaling 
van de droge volumieke massa van verharde mortel

NEN-EN 1015-11:1999 en Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk - Deel 11: Bepaling 
van de buigtrek- en druksterkte van verharde mortel

NEN-EN 1015-11:1999/A1:2007 en Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk - Deel 11: Bepaling 
van de buigtrek- en druksterkte van verharde mortel

NEN-EN 1015-12:2000 en Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk - Deel 12: Bepaling 
van de hechting aan de ondergrond van verharde pleistermortels

NEN-EN 1015-17:2000/A1:2004 en Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk - Deel 17: Bepaling 
van het gehalte aan oplosbare chloriden in mortelspecie

NEN-EN 1015-17:2000 en Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk - Deel 17: Bepaling 
van het gehalte aan oplosbare chloriden in mortelspecie

Pagina 241 van 353



NEN-EN 1015-18:2003 en Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk - Deel 18: Bepaling 
van het capillaire waterabsorptiecoëfficiënt van verharde mortel

NEN-EN 1015-19:1998/A1:2004 en Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk - Deel 19: Bepaling 
van de waterdampdoorlatendheid van verharde pleistermortels

NEN-EN 1015-19:1998 en Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk - Deel 19: Bepaling 
van de waterdampdoorlatendheid van verharde pleistermortels

NEN-EN 1015-21:2003 en Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk - Deel 21: Bepaling 
van de compatibiliteit van eenlaagse pleistermortels met de ondergrond

NEN-EN 1308:2008 en Mortels en lijmen voor keramische tegels - Bepaling van het wegzakken 
van keramische tegels

NEN-EN 1323:2008 en Mortels en lijmen voor keramische tegels - Betonnen 
beproevingsondergrond

NEN-EN 1324:2008 en Mortels en lijmen voor keramische tegels - Bepaling van de afschuifsterkte 
van dispersielijmen

NEN-EN 1346:2008 en Mortels en lijmen voor keramische tegels - Bepaling van de open tijd
NEN-EN 1347:2007 en Mortels en lijmen voor keramische tegels - Bepaling van het bevochtigend 

vermogen
NEN-EN 1348:2008 en Mortels en lijmen voor keramische tegels - Bepaling van de hechtsterkte 

voor met cement gebonden mortels
NEN-EN 12002:2008 en Mortels en lijmen voor keramische tegels - Bepaling van de vervorming 

van met cement gebonden lijmen en mortels
NEN-EN 12003:2008 en Mortels en lijmen voor keramische tegels - Bepaling van de afschuifsterkte 

van reactieharslijmen
NEN-EN 12003:2008/C1:2009 en Mortels en lijmen voor keramische tegels - Bepaling van de afschuifsterkte 

van reactieharslijmen
NEN-EN 12004:2008 en Lijmen voor tegels - Eisen, conformiteitsbeoordeling, classificatie en 

aanduiding
NEN-EN 12192-1:2002 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 

betonconstructies - Deeltjesgrootte-analyse - Deel 1: Methode voor droge 
componenten van vooraf vervaardigde mortel

NEN-EN 12617-3:2002 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Deel 3: Bepaling van de direct 
optredende lineaire krimp van constructieve hechtingsmiddelen

NEN-EN 12808-1:2008 en Mortel voor keramische tegels - Deel 1: Bepaling van de weerstand tegen 
chemicaliën van reactieharsmortel

NEN-EN 12808-2:2008 en Mortel voor keramische tegels - Deel 2: Bepaling van de slijtweerstand

NEN-EN 12808-3:2008 en Mortel voor keramische tegels - Deel 3: Bepaling van de buig- en 
druksterkte

NEN-EN 12808-4:2009 en Mortels voor keramische tegels - Deel 4: Bepaling van krimp
NEN-EN 12808-4:2009/C1:2011 en Mortels voor keramische tegels - Deel 4: Bepaling van krimp
NEN-EN 12808-5:2008 en Mortel voor keramische tegels - Deel 5: Waterabsorptiebepaling
NEN-EN 12859:2011 en Gipsblokken - Definities, eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 12878:2005 en Pigmenten voor het kleuren van bouwmaterialen gebaseerd op cement 

en/of kalk - Specificaties en beproevingsmethoden
NEN-EN 13055-1:2002 en Lichte toeslagmaterialen - Deel 1: Lichte toeslagmaterialen voor beton, 

mortel en injectiemortel
NEN-EN 13055-1:2002/C1:2006 en Lichte toeslagmaterialen - Deel 1: Lichte toeslagmaterialen voor beton, 

mortel en injectiemortel
NEN-EN 13139:2002 nl Toeslagmaterialen voor mortel
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NEN-EN 13139:2002/C1:2006 en Toeslagmaterialen voor mortel
NEN-EN 13139:2002 en Toeslagmaterialen voor mortel
NEN-EN 13279-1:2008 en Gipsbindmiddelen en gipsmortel - Deel 1: Definities en eisen
NEN-EN 13279-2:2004 en Gipsbindmidden en gipsmortel - Deel 2: Beproevingsmethoden
NEN-EN 13318:2000 nl;en;fr;de Vloermortel en dekvloeren - Definities
NEN-EN 13318:2000 en;fr;de Vloermortel en dekvloeren - Definities
NEN-EN 13395-1:2002 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 

betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de 
verwerkbaarheid - Deel 1: Beproevingsmethode voor de schudmaat van 
thixotrope mortels

NEN-EN 13395-2:2002 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de 
verwerkbaarheid - Deel 2: Beproevingsmethode voor de schudmaat van 
mortel of injectiemortel

NEN-EN 13454-1:2004 en Bindmiddelen, samengestelde bindmiddelen en fabrieksmatig 
vervaardigde mengsels voor dekvloeren gebaseerd op calciumsulfaat - 
Deel 1: Definities en eisen

NEN-EN 13454-2:2004+A1:2007 en Bindmiddelen, samengestelde bindmiddelen en fabrieksmatig 
vervaardigde mengsels voor dekvloeren van calciumsulfaat - Deel 2: 
Beproevingsmethoden

NEN-EN 13639:2002 en Bepaling van het totale gehalte aan organische koolstof in kalksteen
NEN-EN 13639:2002/C1:2004 en Bepaling van het totale gehalte aan organische koolstof in kalksteen
NEN-EN 13658-1:2005 en Metalen regelwerk en hoekprofielen - Definities, eisen en 

beproevingsmethoden - Deel 1: Binnenpleisterwerk
NEN-EN 13658-2:2005 en Metalen regelwerk en hoekprofielen - Definities, eisen en 

beproevingsmethoden - Deel 2: Buitenpleisterwerk
NEN-EN 13813:2002 en Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en 

eisen
NEN-EN 13815:2006 en Vezelversterkte gipsproducten - Definities, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 13888:2009 en Mortel voor keramische tegels - Eisen, conformiteitsbeoordeling, 
classificatie en aanduiding

NEN-EN 13892-1:2002 en Beproevingsmethoden voor dekvloermortels - Deel 1: Monsterneming, 
vervaardiging en conditioneren van proefstukken

NEN-EN 13892-2:2002 en Beproevingsmethoden voor dekvloermortels - Deel 2: Bepaling van de 
buig- en druksterkte

NEN-EN 13892-3:2004 en Beproevingsmethoden voor drukvloermortels - Deel 3: Bepaling van de 
slijtweerstand volgens Böhme

NEN-EN 13892-4:2002 en Beproevingsmethoden voor dekvloermortels - Deel 4: Bepaling van de 
slijtweerstand volgens BCA

NEN-EN 13892-5:2003 en Beproevingsmethoden voor dekvloermortels - Deel 5: Bepaling van de 
slijtweerstand bij rolbelasting van dekvloeren met slijtlaag

NEN-EN 13892-6:2002 en Beproevingsmethoden voor dekvloermortels - Deel 6: Bepaling van de 
oppervlaktehardheid

NEN-EN 13892-7:2003 en Beproevingsmethoden voor dekvloermortels - Deel 7: Bepaling van de 
slijtweerstand bij rolbelasting van dekvloeren met vloerbedekking

NEN-EN 13892-8:2002 en Beproevingsmethoden voor dekvloermortels - Deel 8: Bepaling van de 
hechtsterkte

NEN-EN 13914-1:2005 en Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van stukadoorswerk - Deel 1: 
Stukadoorswerk buiten

NEN-EN 13914-1:2005 nl Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van stukadoorswerk - Deel 1: 
Stukadoorswerk buiten

NEN-EN 13914-2:2005 nl Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van stukadoorswerk - Deel 2: 
Ontwerpoverwegingen en essentiële uitgangspunten voor stukadoorswerk 
binnen
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NEN-EN 13914-2:2005 en Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van stukadoorswerk - Deel 2: 
Ontwerpoverwegingen en essentiële uitgangspunten voor stukadoorswerk 
binnen

NEN-EN 13915:2007 en Vooraf gefabriceerde gipswandplaten met kartonnen kern - Definities, 
eisen en beproevingsmethoden

CR 13933:2000 en Metselcement - Verwerkbaarheid (cohesie)
NEN-EN 13950:2005 en Samengestelde panelen van gipsplaten voor thermische en geluidisolatie - 

Definities, eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 13963:2005 en Voegvulmaterialen voor gipsplaten - Definities, eisen en 

beproevingsmethoden
NEN-EN 13963:2005/C1:2006 en Voegvulmaterialen voor gipsplaten - Definities, eisen en 

beproevingsmethoden
NEN-EN 13971:2008 en Kalkmeststoffen op koolstofbasis - Bepaling van de reactiviteit - 

Potentiometrische methode met zoutzuur
NEN-EN 14190:2005 en Gipsplaten die verdere bewerking hebben ondergaan - Definities, eisen en 

beproevingsmethoden
NEN-EN 14195:2005 en Onderdelen voor metalen raamwerken voor scheidingswandsystemen - 

Definities, eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 14195:2005/C1:2006 en;fr;de Onderdelen voor metalen raamwerken voor scheidingswandsystemen - 

Definities, eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 14209:2005 en Voorgevormde kroonlijsten van gipsplaten - Definities, eisen en 

beproevingsmethoden
NEN-EN 14216:2004 en Cement - Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor 

bijzondere cementsoorten met erg lage hydratatiewarmte
NEN-EN 14227-1:2004 en Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 1: Met cement 

gebonden mengsels van korrelvormige materialen
NEN-EN 14227-2:2004 en Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 2: Slakgebonden 

mengsels
NEN-EN 14227-3:2004 en Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 3: Vliegas voor 

gebonden mengsels
NEN-EN 14227-4:2004 en Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 4: Vliegas voor 

hydraulisch gebonden mengsels
CR 14245:2001 en Richtlijnen voor de toepassing van EN 197-2 "Conformiteitsbeoordeling"

NEN-EN 14246:2006/C1:2007 en Gipselementen voor verlaagde plafonds - Definities, eisen en 
beproevingsmethoden

NEN-EN 14246:2006 en Gipselementen voor verlaagde plafonds - Definities, eisen en 
beproevingsmethoden

NEN-EN 14353:2008+A1:2010 en Metalen profielen voor gebruik met gipsplaten - Definities, eisen en 
beproevingsmethoden

NEN-EN 14496:2005 en Op gips gebaseerde lijmen voor samengestelde thermisch/akoestische 
isolatiepanelen en gipsplaten - Definities, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14566:2008+A1:2009 en Mechanische bevestigingsmiddelen voor gipsplatensystemen - Definities, 
eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14647:2005 en Calciumaluminaatcement - Samenstelling, specificaties en 
conformiteitscriteria

NEN-EN 14647:2005/C1:2007 en Calciumaluminaatcement - Samenstelling, specificaties en 
conformiteitscriteria

NEN-EN 14944-3:2007 en Invloed van cementeuse producten op water bestemd voor menselijke 
consumptie - Beproevingsmethoden - Deel 3: Migratie van bestanddelen 
uit fabrieksmatig vervaardigde cementeuse producten

NPR-CEN/TR 15124:2005 en Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van binnenpleisterwerksystemen 
van gips

Pagina 244 van 353



NPR-CEN/TR 15125:2005 en Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van binnenpleisterwerksystemen 
van cement en/of bouwkalk

CEN/TR 15225:2005 en Richtlijn voor productiecontrole voor de CE-markering (verklaring van 
conformiteit 2+) van metselmortel

NEN-EN 15283-1:2008+A1:2009 en Met vezel versterkte gipsplaten - Definities, eisen en 
beproevingsmethoden - Deel 1: Met matten versterkte gipsplaten

NEN-EN 15283-2:2008+A1:2009 en Met vezel versterkte gipsplaten - Definities, eisen en 
beproevingsmethoden Deel 2: Met vezel versterkte gipsplaten

NEN-EN 15318:2007 en Ontwerp en toepassing van gipsblokken
NEN-EN 15319:2007 en Algemene grondslagen van het ontwerp van vezelversterkt 

gipspleisterwerk
NEN-EN 15368:2008+A1:2010 en Hydraulische bindmiddelen voor niet-structurele toepassingen: Definitie, 

specificaties en conformiteitscriteria
NPR-CEN/TR 15697:2008 en Cement - Prestatiebeproeving voor de weerstand van sulfaat - Rapport 

over de stand van de techniek
NEN-EN 15743:2010 en Gesulfateerd cement - Samenstelling, specificaties en 

conformiteitsbeoordeling
NEN-EN 15824:2009 en Specificaties voor mortels met binnen- en buitentoepassingen voor 

organische bindingsmiddelen
NPR-CEN/TR 16142:2011 en Cement - Een studie van het karakteristieke uitlooggedrag van verharde 

beton voor gebruik in de natuurlijke omgeving
CEN/TR 16239:2011 en Installatieregels voor vezel (gips) pleisterwerk
NEN-EN-ISO 10426-1:2010/C1:2010 en Aardolie- en aardgasindustrie - Cement en materialen voor het cementeren 

van putten - Deel 1: Specificatie
NEN-EN-ISO 10426-1:2010 en Aardolie- en aardgasindustrie - Cement en materialen voor het cementeren 

van putten - Deel 1: Specificatie
NEN-EN-ISO 10426-2:2003/A1:2005 en Aardolie- en aardgasindustrie - Cement en materialen voor het cementeren 

van putten - Deel 2: Beproeving van cement voor putten - Amendment 1: 
Beproeving op bevochtingscapaciteit

NEN-EN-ISO 10426-2:2003 en Aardolie- en aardgasindustrie - Cement en materialen voor het cementeren 
van putten - Deel 2: Beproeving van cement voor putten

NEN-EN-ISO 10426-2:2003/C1:2007 en Aardolie- en aardgasindustrie - Cement en materialen voor het cementeren 
van putten - Deel 2: Beproeving van cement voor putten

NEN-EN-ISO 10426-3:2004 en Aardolie- en aardgasindustrie - Cement en materialen voor het cementeren 
van putten - Deel 3: Beproeving van cementformules voor putten

NEN-EN-ISO 10426-4:2005 en Aardolie- en aardgasindustrie - Cement en materialen voor het cementeren 
van putten - Deel 4: Voorbereidingen en beproeven van atmospherisch 
schuimcementslurrie

NEN-EN-ISO 10426-5:2005 en Aardolie- en aardgasindustrie - Cement en materialen voor cementeren 
van putten - Deel 5: Bepaling van de krimping en expansie van cement 
formuleringen in putten bij atmosferische druk

NEN-EN-ISO 10426-6:2008 en Aardolie- en aardgasindustrie - Cement en materialen voor cementeren 
van putten - Deel 6: Methoden voor de bepaling van de statische gel 
sterkte van cement formuleringen

NEN-ISO 13007-3:2010 en Keramische tegels - Mortels en lijmen - Deel 3: Definities en specificaties 
voor mortels

NEN-ISO 13007-4:2010 en Keramische tegels - Mortel en lijmen - Deel 4: Beproevingsmethoden voor 
mortel

N 488:1932 nl Tras - Definitie en keuringsvoorschriften.
N 492:1955 nl Stucadoorgips
N 496:1933 nl Tras - Uitvoering der keuringsproeven
NEN 2378:1959 nl Cement en kalk - Monsterneming
NEN 3237:1959 nl Cement en kalk - Chemisch onderzoek
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NEN 3550:2006 nl Cement volgens NEN-EN 197-1, NEN-EN 197-4 of NEN-EN 14216, met 
aanvullende speciale eigenschappen - Definities en eisen

NEN 3832:2005 nl Nederlandse aanvulling op NEN-EN 13242 "Korrelvormige materialen 
voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor 
civieltechnische werken en de wegenbouw"

NEN 3833:2005 nl Nederlandse aanvulling op NEN-EN 13139 "Toeslagmaterialen voor 
mortel"

NPR 3924:2011 nl Praktijkrichtlijn bij NEN-EN 13914-1 voor stukadoorswerk buiten op 
zowel geïsoleerde als ongeïsoleerde ondergronden

NEN-EN 771-6:2011 en Specificatie voor metselstenen - Deel 6: Natuursteen
NEN-EN 772-1:2011 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 1: Bepaling van de 

druksterkte
NEN-EN 772-3:1998 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 3: Bepaling van het netto 

volume en het percentage holle ruimten van baksteen door hydrostatisch te 
wegen

NEN-EN 772-4:1998 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 4: Bepaling van de 
werkelijke en de schijnbare volumieke massa en van de totale en open 
porositeit van natuursteen

NEN-EN 772-9:1998 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 9: Bepaling van het 
gatenvolume en het netto volume van kalkzandsteen door zandvulling

NEN-EN 772-9:1998/A1:2005 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 9: Bepaling van het 
gatenvolume en het netto volume van baksteen en kalkzandsteen door 
zandvulling

NEN-EN 772-10:1999 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 10: Bepaling van het 
vochtgehalte van kalkzandsteen en cellenbeton

NEN-EN 772-11:2011 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 11: Bepaling van de 
capillaire waterabsorptie van betonsteen (grind-, licht- en speciaal beton) 
en natuursteen, alsmede de initiële waterabsorptie van metselbaksteen

NEN-EN 772-13:2000 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 13: Bepaling van de netto 
en bruto schijnbare volumieke massa van metselstenen (uitgezonderd 
natuursteen)

NEN-EN 772-16:2000 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 16: Bepaling van de 
afmetingen

NEN-EN 772-16:2011 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 16: Bepaling van de 
afmetingen

NEN-EN 772-18:2011 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 18: Bepaling van de 
vorst/dooi-bestandheid van kalkzandsteen

NEN-EN 772-19:2000 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 19: Bepaling van de 
vochtexpansie in horizontaal geperforeerde, grote metselbakstenen

NEN-EN 772-20:2000/A1:2005 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 20: Bepaling van de 
vlakheid van het oppervlak van metselstenen

NEN-EN 772-20:2000 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 20: Bepaling van de 
vlakheid van het oppervlak van betonsteen, kunstmatig vervaardigde 
natuursteen en natuursteen

NEN-EN 772-21:2011 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 21: Bepaling van de 
waterabsorptie van metselbaksteen en kalkzandsteen door koud-water-
absorptie

NPR-CEN/TS 772-22:2006 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 22: Bepaling van de vorst-
dooiweerstand van metselbaksteen

NEN-EN 932-1:1996 en Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 1: Methoden voor monsterneming

NEN-EN 932-1:1996 nl Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 1: Methoden voor monsterneming

91.100.15 - Minerale materialen en producten
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NEN-EN 932-2:1999 en Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 2: Methoden voor het delen van 
laboratoriummonsters

NEN-EN 932-3:1996 en Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 3: Procedure en terminologie voor een 
vereenvoudigde petrografische beschrijving

NEN-EN 932-3:1996 nl Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 3: Procedure en terminologie voor een 
vereenvoudigde petrografische beschrijving

NEN-EN 932-3:1996/A1:2003 en Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 3: Procedure en terminologie voor een 
vereenvoudigde petrografische beschrijving

NEN-EN 932-5:1999 en Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 5: Algemene apparatuur en kalibratie

NEN-EN 932-6:1999 en Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 6: Definities van herhaalbaarheid en 
reproduceerbaarheid

NEN-EN 933-1:1997/A1:2005 en Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 1: Bepaling van de korrelgrootteverdeling - 
Zeefmethode

NEN-EN 933-1:1997 en Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 1: Bepaling van de korrelgrootteverdeling - 
Zeefmethode

NEN-EN 933-1:1997/C11:2010 nl Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 1: Bepaling van de korrelgrootteverdeling - 
Zeefmethode

NEN-EN 933-1:1997+C11:2010 nl Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 1: Bepaling van de korrelgrootteverdeling - 
Zeefmethode

NEN-EN 933-2:1996 nl Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 2: Bepaling van de korrelverdeling - 
Controlezeven, nominale afmetingen van de openingen

NEN-EN 933-2:1996 en Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 2: Bepaling van de korrelverdeling - 
Controlezeven, nominale afmetingen van de openingen

NEN-EN 933-3:1997/A1:2003 en Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 3: Bepaling van korrelvorm - Vlakheidsindex

NEN-EN 933-3:1997 nl Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 3: Bepaling van korrelvorm - Vlakheidsindex

NEN-EN 933-3:1997 en Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 3: Bepaling van korrelvorm - Vlakheidsindex

NEN-EN 933-4:2008 en Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 4: Bepaling van de korrelvorm - Korrelvormgetal

NEN-EN 933-5:1998 en Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 5: Bepaling van het percentage van gebroken 
oppervlakken in grove toeslagmaterialen

NEN-EN 933-5:1998/A1:2004 en Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 5: Bepaling van het percentage van gebroken 
oppervlakken in grove toeslagmaterialen

NEN-EN 933-6:2001/C1:2006 en Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 6: Beoordeling van oppervlakte-eigenschappen - 
Stroomcoëfficiënt van toeslagmaterialen

NEN-EN 933-6:2001 en Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 6: Beoordeling van oppervlakte-eigenschappen - 
Stroomcoëfficiënt van toeslagmaterialen
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NEN-EN 933-7:1998 en Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 7: Bepaling van het gehalte aan schelpen - 
Percentage schelpen in grove toeslagmaterialen

NEN-EN 933-8:1999 en Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 8: Beoordeling van fijn materiaal - 
Zandequivalentbeproeving

NEN-EN 933-8:1999 nl Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 8: Beoordeling van fijn materiaal - 
Zandequivalentbeproeving

NEN-EN 933-9:2009 en Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 9: Beoordeling van fijn materiaal - 
Methyleenblauwproef

NEN-EN 933-10:2009 en Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 10: Beoordeling van fijn materiaal - 
Korrelverdeling van vulstoffen (luchtstraalzeving)

NEN-EN 933-11:2009/C1:2009 en Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 11: Classificatiebeproeving voor de bestanddelen 
van grove gerecyclede toeslagmaterialen

NEN-EN 933-11:2009 en Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 11: Classificatiebeproeving voor de bestanddelen 
van grove gerecyclede toeslagmaterialen

NEN-EN 1097-1:2011 en Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 1: Bepaling van de weerstand 
tegen afslijting (micro-Deval)

NEN-EN 1097-2:2010 en Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 2: Methoden voor de bepaling 
van de weerstand tegen verbrijzeling

NEN-EN 1097-4:2008 en Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 4: Bepaling van de holle 
ruimten in droge verdichte vulstof

NEN-EN 1097-5:2008 en Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 5: Bepaling van het 
watergehalte door drogen in een geventileerde oven

NEN-EN 1097-6:2000 en Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 6: Bepaling van de 
deeltjesdichtheid en de wateropname

NEN-EN 1097-6:2000/C1:2003 en;de;fr Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 6: Bepaling van de 
deeltjesdichtheid en de wateropname

NEN-EN 1097-6:2000/A1:2005 en Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 6: Bepaling van de 
deeltjesdichtheid en de wateropname

NEN-EN 1097-7:2008 en Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 7: Bepaling van de dichtheid 
van vulstof - Methode met pyknometer

NEN-EN 1097-8:2009 en Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 8: Bepaling van de 
polijstwaarde

NEN-EN 1097-9:1998/A1:2005 en Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 9: Bepaling van de weerstand 
tegen slijtage door spijkerbanden - Skandinavische proef

NEN-EN 1097-9:1998 en Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 9: Bepaling van de weerstand 
tegen slijtage door spijkerbanden - Skandinavische proef
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NEN-EN 1097-10:2003 en Beproevingsmethoden voor de mechanische en fysische eigenschappen 
van toeslagmaterialen - Deel 10: Bepaling van de waterzuighoogte

NEN-EN 1367-1:2007 en Beproevingsmethoden voor de thermische eigenschappen en verwering 
van toeslagmaterialen - Deel 1: Bepaling van de bestandheid tegen vriezen 
en dooien

NEN-EN 1367-2:2009 en Beproevingsmethoden voor de thermische eigenschappen en verwering 
van toeslagmaterialen - Deel 2: Magnesiumsulfaatproef

NEN-EN 1367-3:2001/C1:2006 en Beproevingsmethoden voor de thermische eigenschappen en verwering 
van toeslagmaterialen - Deel 3: Kookproef voor "Zonnebrandbasalt"

NEN-EN 1367-3:2001 en Beproevingsmethoden voor de thermische eigenschappen en verwering 
van toeslagmaterialen - Deel 3: Kookproef voor "Zonnebrandbasalt"

NEN-EN 1367-4:2008 en Beproevingsmethoden voor de thermische eigenschappen en verwering 
van toeslagmaterialen - Deel 4: Bepaling van de krimp door drogen

NEN-EN 1367-5:2011 en Beproevingsmethoden voor de thermische eigenschappen en verwering 
van toeslagmaterialen - Deel 5: Bepaling van de weerstand tegen 
kortstondige verhitting

NEN-EN 1367-6:2008 en Beproevingsmethoden voor de thermische eigenschappen en verwering 
van toeslagmaterialen - Deel 6: Bepaling van de bestandheid tegen vorst 
en dooi in aanwezigheid van zout (NaCi)

NEN-EN 1467:2004 en Natuursteen - Ruwe blokken - Eisen
NEN-EN 1468:2004 en Natuursteen - Ruwe platen - Eisen
NEN-EN 1469:2004 en Natuursteenproducten - Wandplaten - Eisen
NEN-EN 1744-1:2009 en Beproevingsmethoden voor de chemische eigenschappen van 

toeslagmaterialen - Deel 1: Chemische analyse
NEN-EN 1744-3:2002 en Beproevingsmethoden voor de chemische eigenschappen van 

toeslagmaterialen - Deel 3: Uitlogen van toeslagmaterialen en 
voorbehandeling van eluaten

NEN-EN 1744-4:2005 en Beproevingen voor chemische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 
4: Bepaling van de watergevoeligheid van vulstoffen voor bitumineuze 
mengsels

NEN-EN 1744-5:2006 en Beproevingsmethoden voor de chemische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 5: Bepaling van in zuur oplosbare chloridezouten

NEN-EN 1744-6:2006 en Beproevingen voor chemische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 
6: Bepaling van de invloed van een extract van gerecycled 
toeslagmateriaal op het begin van de binding van cement

NEN-EN 1925:1999 en Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van de 
waterabsorptiecoëfficiënt door capillaire werking

NEN-EN 1926:2007 en Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van de éénassige 
druksterkte

NEN-EN 1936:2007 en Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van de werkelijke 
dichtheid en de schijnbare dichtheid en van de totale poreusheid en de 
open poreusheid

NEN-EN 12057:2004 en Natuursteenproducten - Modulaire tegels - Eisen
NEN-EN 12058:2005 en Natuursteenproducten - Platen voor vloeren en trappen - Eisen
NEN-EN 12059:2008 en Natuursteenproducten - Grote massieve blokken - Eisen
NEN-EN 12326-1:2004 en Producten van lei en andere natuursteen voor dakbedekkingen en 

buitenmuurbekledingen - Deel 1: Productspecificatie
NEN-EN 12326-2:2011 en Producten van lei en andere natuursteen voor dakbedekkingen en 

buitenmuurbekledingen - Deel 2: Beproevingsmethoden voor leisteen en 
carbonaat leisteen
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NEN-EN 12370:1999 en Beproevingmethoden voor natuursteen - Bepaling van de weerstand tegen 
kristallisatie

NEN-EN 12371:2010 en Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van de 
vorstbestandheid

NEN-EN 12372:2007 en Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van de buigsterkte bij 
geconcentreerde belasting

NEN-EN 12407:2007 en Beproevingsmethoden voor natuursteen - Petrografisch onderzoek
NEN-EN 12440:2008 en Natuursteen - Benamingscriteria
NEN-EN 12620:2002+A1:2008 en Toeslagmateriaal voor beton
NEN-EN 12620:2002+A1:2008 nl Toeslagmateriaal voor beton
NEN-EN 12670:2002 en Natuursteen - Terminologie
NEN-EN 13043:2003 en Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, 

vliegvelden en andere verkeersgebieden
NEN-EN 13043:2003/C1:2006 en Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, 

vliegvelden en andere verkeersgebieden
NEN-EN 13055-2:2004 en Lichte toeslagmaterialen - Deel 2: Lichte toeslagmaterialen voor 

bitumineuze mengsels en oppervlakbehandelingen en voor ongebonden en 
gebonden toepassingen

NEN-EN 13084-5:2005 en Vrijstaande schoorstenen - Deel 5: Materialen voor binnenmantels van 
steen - Productspecificaties

NEN-EN 13084-5:2005/C1:2006 en Vrijstaande schoorstenen - Deel 5: Materialen voor binnenmantels van 
steen - Productspecificaties

NEN-EN 13161:2008 en Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van de buigsterkte 
onder een constant moment

NEN-EN 13242:2003+A1:2008 en Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen 
voor civieltechnische- en wegenbouw

NEN-EN 13364:2001 en Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van de breekkracht bij 
een deuvelgat

NEN-EN 13373:2003 en Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van de geometrische 
eigenschappen van natuursteenproducten

NEN-EN 13383-1:2002/C1:2006 en Waterbouwsteen - Deel 1: Specificatie
NEN-EN 13383-1:2002 nl Waterbouwsteen - Deel 1: Specificatie
NEN-EN 13383-1:2002 en Waterbouwsteen - Deel 1: Specificatie
NEN-EN 13383-2:2002 en Waterbouwsteen - Deel 2: Beproevingsmethoden
NEN-EN 13383-2:2002 nl Waterbouwsteen - Deel 2: Beproevingsmethoden
NEN-EN 13450:2003+C1:2006 nl Toeslagmaterialen voor spoorwegballast
NEN-EN 13450:2003/C1:2006 en Toeslagmaterialen voor spoorwegballast
NEN-EN 13450:2003 en Toeslagmaterialen voor spoorwegballast
NEN-EN 13755:2008 en Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van waterabsorptie bij 

atmosferische druk
NEN-EN 13919:2003 en Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van de weerstand tegen 

veroudering door de inwerking van SO2 en vocht
NEN-EN 14066:2003 en Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van de weerstand tegen 

veroudering door plotselinge temperatuurwisseling
NEN-EN 14146:2004 en Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van de dynamische 

elasticiteitsmodulus (door het meten van de resonantiefrequentie)

NEN-EN 14147:2003 en Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van de weerstand tegen 
veroudering met zoutnevel

NEN-EN 14157:2004 en Natuursteen - Bepaling van de slijtweerstand
NEN-EN 14158:2004 en Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van de bezwijkenergie

NEN-EN 14205:2003 en Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van de hardheid 
volgens Knoop
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NEN-EN 14231:2003 en Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van de weerstand tegen 
uitglijden door middel van de slingermethode

NEN-EN 14579:2004 en Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van de 
voortplantingssnelheid van geluid

NEN-EN 14580:2005 en Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van de statische 
elasticiteitsmodulus

NEN-EN 14581:2005 en Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van de lineaire 
thermische uitzettingscoëfficiënt

NEN-EN 14617-1:2005 en Steen van agglomeraat - Beproevingsmethoden - Deel 1: Bepaling van de 
schijnbare dichtheid en de waterabsorptie

NEN-EN 14617-2:2010 en Steen van agglomeraat - Beproevingsmethoden - Deel 2: Bepaling van de 
buigsterkte (spanning)

NEN-EN 14617-4:2005 en Steen van agglomeraat - Beproevingsmethoden - Deel 4: Bepaling van de 
slijtweerstand

NEN-EN 14617-5:2005 en Steen van agglomeraat Beproevingsmethoden - Deel 5: Bepaling van vorst-
en dooibestandheid

NEN-EN 14617-6:2005 en Steen van agglomeraat - Beproevingsmethoden - Deel 6: Bepaling van de 
weerstand tegen thermische schok

NEN-EN 14617-8:2007 en Steen van agglomeraat - Beproevingsmethoden:Deel 8: Bepaling van de 
weerstand tegen fixatie (deuvelgat)

NEN-EN 14617-9:2005 en Steen van agglomeraat - Beproevingsmethoden - Deel 9: Bepaling van de 
slagweerstand

NEN-EN 14617-10:2005 en Steen van agglomeraat - Beproevingsmethoden - Deel 10: Bepaling van de 
chemische weerstand

NEN-EN 14617-11:2005 en Steen van agglomeraat - Beproevingsmethoden:Deel 11: Bepaling van de 
lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt

NEN-EN 14617-12:2005 en Steen van agglomeraat - Beproevingsmethoden - Deel 12: Bepaling van de 
maatvastheid

NEN-EN 14617-13:2005 en Steen van agglomeraat - Beproevingsmethoden - Deel 13: Bepaling van de 
elektrische weerstand

NEN-EN 14617-15:2005 en Steen van agglomeraat - Beproevingsmethoden - Deel 15: Bepaling van de 
druksterkte

NEN-EN 14617-16:2005 en Steen van agglomeraat - Beproevingsmethoden - Deel 16: Bepaling van 
afmetingen, geometrische eigenschappen en de oppervlaktekwaliteit van 
modulaire tegels

NEN-EN 14618:2009 en Steen van agglomeraat - Terminologie en classificatie
NEN-EN 15167-1:2006 en Gemalen gegranuleerde hoogovenslak voor gebruik in beton, mortel en 

injectiemortel - Deel 1: Definities, specificaties en conformiteitscriteria

NEN-EN 15167-2:2006 en Gemalen gegranuleerde hoogovenslak voor gebruik in beton, mortel en 
injectiemortel - Deel 2: Conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 15285:2008/C1:2008 en Steen van agglomeraat - Modulaire tegels voor vloeren en trappen (binnen 
en buiten)

NEN-EN 15285:2008 en Steen van agglomeraat - Modulaire tegels voor vloeren en trappen (binnen 
en buiten)

NEN-EN 15388:2008 en Steen van agglomeraat - Platen en op maat gemaakte producten voor 
wastafel en keukenbladen

NEN-EN 16140:2011 en Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van de gevoeligheid 
voor wijzigingen geproduceerd door thermische cycli

NEN 529:1970 nl Zetsteen, bloksteen en zink- en stortsteen van natuursteen
N 530:1953 nl Hardsteen
NEN 2034:2010 nl Nederlandse invulling van NEN-EN 13450 "Toeslagmaterialen voor 

spoorwegballast"
NEN 2872:1989 nl Beproeving van steenachtige materialen - Bepaling van de 

vorstbestandheid - Eenzijdige bevriezing in zoetwatermilieu
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NEN 2873:1982 nl Beproeving van steenachtige materialen - Stroefheidsmeter volgens 
Leroux en bepaling van de stroefheid van oppervlakken

NEN 2873:1982/A1:1999 nl Beproeving van steenachtige materialen - Stroefheidsmeter volgens 
Leroux en bepaling van de stroefheid van oppervlakken

NEN 2874:1982 nl Beproeving van steenachtige materialen - Slijttoestel volgens Amsler en 
bepaling van de slijtweerstand

NEN 2875:1988 nl Beproeving van steenachtige materialen - Zandblaastoestel en bepaling 
van het massaverlies

NEN 3813:2010 nl Nederlandse invulling van NEN-EN 13055-2 "Lichte toeslagmaterialen - 
Deel 2: Lichte toeslagmaterialen voor bitumineuze mengsels en 
oppervlakbehandelingen en voor ongebonden en gebonden toepassingen"

NEN 5905:2005/A1:2008 nl Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12620 "Toeslagmaterialen voor 
beton"

NEN 5905:2005 nl Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12620 "Toeslagmaterialen voor 
beton"

NEN 6240:2005/A1:2006 nl Nederlandse invulling van NEN-EN 13043 "Toeslagmaterialen voor asfalt 
en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere 
verkeersgebieden"

NEN 6240:2005 nl Nederlandse invulling van NEN-EN 13043 "Toeslagmaterialen voor asfalt 
en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere 
verkeersgebieden"

NEN 7051:1981 nl Gipsblokken

NEN-EN 101:1992 en Keramische tegels - Bepaling van de hardheid van het oppervlak volgens 
Mohs

NEN-EN 538:1994 en Keramische dakpannen - Breukkrachtproef
NEN-EN 539-1:2005 en Keramische dakpannen - Bepaling van de fysische eigenschappen - Deel 

1: Beproeving van de waterdichtheid
NEN-EN 539-2:2006/C1:2008 en Keramische dakpannen - Bepaling van de fysische eigenschappen - Deel 

2: Beproeving van de vorstbestandheid
NEN-EN 539-2:2006 en Keramische dakpannen - Bepaling van de fysische eigenschappen - Deel 

2: Beproeving van de vorstbestandheid
NEN-EN 771-1:2003 en Specificaties voor metselstenen - Deel 1: Baksteen
NEN-EN 771-1:2011 en Specificaties voor metselstenen - Deel 1: Baksteen
NEN-EN 771-2:2011 en Specificaties voor metselstenen - Deel 2: Kalkzandsteen
NEN-EN 772-1:2011 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 1: Bepaling van de 

druksterkte
NEN-EN 772-5:2002 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 5: Bepaling van het 

gehalte aan oplosbare zouten in metselbakstenen
NEN-EN 772-7:1998 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 7: Bepaling van de 

waterabsorptie van trasraamklinkers door koken in water
NEN-EN 772-16:2011 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 16: Bepaling van de 

afmetingen
NEN-EN 772-18:2011 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 18: Bepaling van de 

vorst/dooi-bestandheid van kalkzandsteen
NEN-EN 1024:1997 nl Keramische dakpannen - Bepaling van de geometrische eigenschappen

NEN-EN 1024:1997 en Keramische dakpannen - Bepaling van de geometrische eigenschappen

NEN-EN 1024:1997/C1:1997 nl Keramische dakpannen - Bepaling van de geometrische eigenschappen

NEN-EN 1051-1:2003 en Glas voor gebouwen - Glazen stenen en glazen tegels - Deel 1: Definities 
en beschrijvingen

91.100.25 - Terracotta bouwproducten
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NEN-EN 1304:2005/C11:2007 nl Keramische dakpannen en hulpstukken - Definities en productspecificaties

NEN-EN 1304:2005 nl Keramische dakpannen en hulpstukken - Definities en productspecificaties

NEN-EN 1304:2005 en Keramische dakpannen en hulpstukken - Definities en productspecificaties

NEN-EN 1806:2006 en Schoorstenen - Keramische blokken voor enkelwandige schoorstenen - 
Eisen en beproevingsmethodes

NPR-CEN/TR 13548:2004 en Algemene regels voor het ontwerp en installatie van keramische tegels

NEN-EN 14411:2007 en Keramische tegels - Definities, classificatie, eigenschappen en merken

NEN-EN 14437:2004 en Bepaling van de weerstand tegen oplichten door de wind van keramische 
of betonnen dakpannen - Beproevingsmethode voor 
dakbedekkingssystemen

NEN-EN 14891:2007 en Waterondoordringbare vloeibaar aangebrachte producten voor het gebruik 
onder keramische gebonden tegels - Eisen, beproevingsmethoden, 
conformiteitsbeoordeling, classificatie en aanduiding

NEN-EN 14891:2007/C3:2009 en Waterondoordringbare vloeibaar aangebrachte producten voor het gebruik 
onder keramische gebonden tegels - Eisen, beproevingsmethoden, 
conformiteitsbeoordeling, classificatie en aanduiding

NEN-EN 14891:2007/C2:2009 en Waterondoordringbare vloeibaar aangebrachte producten voor het gebruik 
onder keramische gebonden tegels - Eisen, beproevingsmethoden, 
conformiteitsbeoordeling, classificatie en aanduiding

NEN-EN 14891:2007/C1:2008 en Waterondoordringbare vloeibaar aangebrachte producten voor het gebruik 
onder keramische gebonden tegels - Eisen, beproevingsmethoden, 
conformiteitsbeoordeling, classificatie en aanduiding

NEN-EN-ISO 10545-1:1997 en Keramische tegels - Deel 1: Monsterneming en grondslagen voor de 
aanvaarding

NEN-EN-ISO 10545-2:1997 en Keramische tegels - Deel 2: Bepaling van afmetingen en 
oppervlaktehoedanigheid

NEN-EN-ISO 10545-3:1997 en Keramische tegels - Deel 3: Bepaling van de wateropneming, schijnbare 
porositeit, schijnbare relatieve dichtheid en bulkdichtheid

NEN-EN-ISO 10545-4:1997 en Keramische tegels - Deel 4: Bepaling van de buigsterkte en de breukkracht

NEN-EN-ISO 10545-5:1997 en Keramische tegels - Deel 5: Bepaling van de stootweerstand door het 
meten van de restitutiecoëfficiënt

NEN-EN-ISO 10545-7:1999/C1:1999 en Keramische tegels - Deel 7: Bepaling van de weerstand tegen afschuring 
van het oppervlak van geglazuurde tegels

NEN-EN-ISO 10545-7:1999 en Keramische tegels - Deel 7: Bepaling van de weerstand tegen afschuring 
van het oppervlak van geglazuurde tegels

NEN-EN-ISO 10545-8:1996 en Keramische tegels - Deel 8: Bepaling van de lineaire thermische uitzetting

NEN-EN-ISO 10545-9:1996 en Keramische tegels - Deel 9: Bepaling van de weerstand tegen 
temperatuurswisselingen

NEN-EN-ISO 10545-10:1997 en Keramische tegels - Deel 10: Bepaling van de vochtexpansie
NEN-EN-ISO 10545-11:1996 en Keramische tegels - Deel 11: Bepaling van de weerstand tegen 

haarscheuren in geglazuurde tegels
NEN-EN-ISO 10545-12:1997 en Keramische tegels - Deel 12: Bepaling van de vorstbestandheid
NEN-EN-ISO 10545-13:1997 en Keramische tegels - Deel 13: Bepaling van de chemische bestandheid
NEN-EN-ISO 10545-14:1997 en Keramische tegels - Deel 14: Bepaling van de weerstand tegen vlekken
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NEN-EN-ISO 10545-15:1997 en Keramische tegels - Deel 15: Bepaling van de lood- en cadmiumafgifte 
van geglazuurde tegels

NEN 2872:1989 nl Beproeving van steenachtige materialen - Bepaling van de 
vorstbestandheid - Eenzijdige bevriezing in zoetwatermilieu

NEN 2873:1982 nl Beproeving van steenachtige materialen - Stroefheidsmeter volgens 
Leroux en bepaling van de stroefheid van oppervlakken

NEN 2873:1982/A1:1999 nl Beproeving van steenachtige materialen - Stroefheidsmeter volgens 
Leroux en bepaling van de stroefheid van oppervlakken

NEN 2874:1982 nl Beproeving van steenachtige materialen - Slijttoestel volgens Amsler en 
bepaling van de slijtweerstand

NEN 2875:1988 nl Beproeving van steenachtige materialen - Zandblaastoestel en bepaling 
van het massaverlies

NEN-EN 196-10:2006 en Beproevingsmethoden voor cement - Deel 10: Bepaling van het in water 
oplosbaar chroom-(VI)-gehalte in cement

NEN-EN 206-1:2001/A2:2005 en Beton - Deel 1: Specificatie-eigenschappen, vervaardiging en conformiteit

NEN-EN 206-1+A1+A2:2005 nl Beton - Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit

NEN-EN 206-1:2001 en Beton - Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit

NEN-EN 206-1:2001/A1:2004 en Beton - Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit

NEN-EN 206-9:2010 en Beton - Deel 9: Aanvullende regels voor zelfverdichtend beton
NEN-EN 445:2007 en Injectiemortel voor voorspankabels - Beproevingsmethoden
NEN-EN 446:2007 en Injectiemortel voor voorspankabels - Werkwijzen voor het injecteren
NEN-EN 447:2007 en Injectiemortel voor voorspankabels - Basiseisen
NEN-EN 450:1995 nl Vliegas voor beton - Definities, eisen en kwaliteitsbeheersing
NEN-EN 450-1:2005+A1:2007 en Vliegas voor beton - Deel 1: Definitie - specificaties en 

conformiteitscriteria
NEN-EN 450-2:2005 en Vliegas voor beton - Deel 2: Conformiteitsbeoordeling
NEN-EN 451-1:2003 en Beproevingsmethode voor vliegas - Deel 1: Bepaling van het gehalte aan 

vrij calciumoxide
NEN-EN 451-2:1994 en Beproevingsmethoden voor vliegas - Deel 2: Bepaling van de fijnheid 

door nat te zeven
NEN-EN 480-1:2006+A1:2011 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - 

Deel 1: Referentiebeton en referentiemortel voor beproevingen

NEN-EN 480-2:2006 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - 
Deel 2: Bepaling van het begin en het einde van de binding

NEN-EN 480-4:2005 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - 
Deel 4: Bepaling van de waterafscheiding van beton

NEN-EN 480-5:2005 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - 
Deel 5: Bepaling van de capillaire wateropneming

NEN-EN 480-6:2005 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - 
Deel 6: Infrarood-analyse

NEN-EN 480-8:1996 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - 
Deel 8: Traditionele bepaling van het droge-stofgehalte

NEN-EN 480-10:1996 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - 
Deel 10: Bepaling van het gehalte aan in water oplosbaar chloride

91.100.30 - Beton en betonproducten
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NEN-EN 480-10:2009 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - 
Deel 10: Bepaling van het gehalte aan in water oplosbaar chloride

NEN-EN 480-11:2005 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - 
Deel 11: Bepaling van de eigenschappen van luchtbellen in verhard beton

NEN-EN 480-12:2005 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - 
Deel 12: Bepaling van het alkaligehalte van hulpstoffen

NEN-EN 480-14:2006 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - 
Deel 14: Bepaling van de gevoeligheid voor corrosie van betonstaal in 
beton - Elektro-chemische beproevingsmethode bij gelijkblijvende 
potentiaal

NEN-EN 490:2004 en Betonnen dakpannen en hulpstukken voor dakbedekking 
bekledingselementen - Productspecificaties

NEN-EN 490:2004/A1:2006 en Betonnen dakpannen en hulpstukken voor dakbedekking en 
bekledingselementen - Productspecificaties

NEN-EN 491:2004/C1:2006 en Betonnen dakpannen en hulpstukken voor dakbedekking en 
bekledingselementen - Beproevingsmethoden

NEN-EN 491:2004 en Betonnen dakpannen en hulpstukken voor dakbedekking en 
bekledingselementen - Beproevingsmethoden

NEN-EN 678:1994 en Bepaling van de volumieke massa van geautoclaveerd cellenbeton
NEN-EN 679:2005 en Bepaling van de druksterkte van geautoclaveerd cellenbeton
NEN-EN 680:2005 en Bepaling van de krimp van geautoclaveerd cellenbeton
NEN-EN 771-3:2011 en Specificaties voor metselstenen - Deel 3: Bouwblokken en -stenen van 

grind- en lichtbeton
NEN-EN 771-4:2011 en Specificaties voor metselstenen - Deel 4: Cellenbeton
NEN-EN 771-5:2011 en Specificaties voor metselstenen - Deel 5: Geprefabriceerde bouwblokken 

en -stenen van speciaal beton
NEN-EN 772-2:1998 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 2: Bepaling van het 

percentage holle ruimte in betonsteen (door middel van papierafdruk)

NEN-EN 772-2:1998/A1:2005 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 2: Bepaling van het 
percentage holle ruimte in metselstenen (door middel van papierafdruk)

NEN-EN 772-6:2001 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 6: Bepaling van de 
buigtreksterkte van betonsteen

NEN-EN 772-9:1998/A1:2005 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 9: Bepaling van het 
gatenvolume en het netto volume van baksteen en kalkzandsteen door 
zandvulling

NEN-EN 772-10:1999 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 10: Bepaling van het 
vochtgehalte van kalkzandsteen en cellenbeton

NEN-EN 772-11:2011 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 11: Bepaling van de 
capillaire waterabsorptie van betonsteen (grind-, licht- en speciaal beton) 
en natuursteen, alsmede de initiële waterabsorptie van metselbaksteen

NEN-EN 772-14:2001 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 14: Bepaling van de 
hygrische lengteverandering en de krimp na verharding van betonsteen

NEN-EN 772-15:2000 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 15: Bepaling van de 
waterdampdoorlatendheid van cellenbeton

NEN-EN 772-20:2000/A1:2005 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 20: Bepaling van de 
vlakheid van het oppervlak van metselstenen

NEN-EN 772-20:2000 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 20: Bepaling van de 
vlakheid van het oppervlak van betonsteen, kunstmatig vervaardigde 
natuursteen en natuursteen
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NEN-EN 934-1:2008 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 934-2:2009 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel 2: Hulpstoffen 
voor beton - Definities, eisen, conformiteit, markering en aanduiding

NEN-EN 934-3:2009 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel 3: Hulpstoffen 
voor mortel voor metselwerk - Definities, eisen,  conformiteit en 
markering en aanduidingen

NEN-EN 934-4:2009 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel 4: Hulpstoffen 
voor injectiemortel voor voorspankabels - Definities, eisen, conformiteit, 
markering en aanduiding

NEN-EN 934-5:2007 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel 5: Hulpstoffen 
voor spuitbeton - Definities, eisen, conformiteit, merken en labellen

NEN-EN 934-6:2001 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel 6: 
Monsterneming, conformiteitscontrole en conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 934-6:2001/A1:2006 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel 6: 
Monsterneming, conformiteitscontrole en conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 989:1995 en Bepaling van het hechtgedrag tussen wapeningsstaven en geautoclaveerd 
cellenbeton door middel van "uitdrukbeproeving"

NEN-EN 990:2002 en Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bescherming tegen 
corrosie van wapeningsstaal in geautoclaveerd cellenbeton en lichtbeton 
met open structuur

NEN-EN 991:1995 en Bepaling van de afmetingen van geprefabriceerde gewapende elementen 
van geautoclaveerd cellenbeton of lichtbeton met open structuur

NEN-EN 992:1995 en Bepaling van de volumieke massa van lichtbeton met open structuur
NEN-EN 1008:2002 en Aanmaakwater voor beton - Specificatie voor monsterneming, beproeving 

en beoordeling van de geschiktheid van water, inclusief spoelwater van 
reinigingsinstallaties in de betonindustrie, als aanmaakwater voor beton

NEN-EN 1097-8:2009 en Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 8: Bepaling van de 
polijstwaarde

NEN-EN 1097-9:1998/A1:2005 en Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 9: Bepaling van de weerstand 
tegen slijtage door spijkerbanden - Skandinavische proef

NEN-EN 1097-9:1998 en Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 9: Bepaling van de weerstand 
tegen slijtage door spijkerbanden - Skandinavische proef

NEN-EN 1168:2005+A2:2009 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Kanaalplaatvloeren
NEN-EN 1170-1:1997 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Beproevingsmethode voor met 

glasvezel versterkt cement - Deel 1: Bepaling van de consistentie van de 
matrix - Zetmaat

NEN-EN 1170-2:1997 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Beproevingsmethode voor met 
glasvezel versterkt cement - Deel 2: Bepaling van de hoeveelheid vezels in 
GVC-specie - Uitspoelmethode

NEN-EN 1170-3:1997 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Beproevingsmethode voor met 
glasvezel versterkt cement - Deel 3: Bepaling van het gehalte aan 
verspoten GVC

NEN-EN 1170-4:1997 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Beproevingsmethode voor met 
glasvezel versterkt cement - Deel 4: Bepaling van de buigsterkte - 
Vereenvoudigde beproeving

NEN-EN 1170-5:1997 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Beproevingsmethode voor met 
glasvezel versterkt cement - Deel 5: Bepaling van de buigsterkte - 
Volledige beproeving
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NEN-EN 1170-6:1997 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Beproevingsmethode voor met 
glasvezel versterkt cement - Deel 6: Bepaling van de waterabsorptie door 
onderdompeling en bepaling van de droge volumieke massa

NEN-EN 1170-7:1997 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Beproevingsmethode voor met 
glasvezel versterkt cement - Deel 7: Bepaling van de maximale 
dimensionele veranderingen afhankelijk van het watergehalte

NEN-EN 1170-8:2008 en Beproevingsmethode voor met glasvezel versterkt vooraf vervaardigde 
betonproducten - Deel 8: Cyclische verouderingsproef

NEN-EN 1323:2008 en Mortels en lijmen voor keramische tegels - Betonnen 
beproevingsondergrond

NEN-EN 1351:1997 en Bepaling van de buigtreksterkte van geautoclaveerd cellenbeton
NEN-EN 1352:1997 en Bepaling van de statische elasticiteitsmodulus onder druk van 

geautoclaveerd cellenbeton en van lichtbeton met open structuur
NEN-EN 1353:1997 en Bepaling van het vochtgehalte van geautoclaveerd cellenbeton
NEN-EN 1354:2005 en Bepaling van de druksterkte van lichtbeton met open structuur
NEN-EN 1355:1997 en Bepaling van de kruipverkorting onder druk van geautoclaveerd 

cellenbeton en van lichtbeton met open structuur
NEN-EN 1356:1997 en Beproevingsmethode voor vooraf vervaardigde gewapende producten van 

geautoclaveerd cellenbeton of lichtbeton met open structuur, onder 
verticale belasting

NEN-EN 1367-1:2007 en Beproevingsmethoden voor de thermische eigenschappen en verwering 
van toeslagmaterialen - Deel 1: Bepaling van de bestandheid tegen vriezen 
en dooien

NEN-EN 1367-2:2009 en Beproevingsmethoden voor de thermische eigenschappen en verwering 
van toeslagmaterialen - Deel 2: Magnesiumsulfaatproef

NEN-EN 1367-4:2008 en Beproevingsmethoden voor de thermische eigenschappen en verwering 
van toeslagmaterialen - Deel 4: Bepaling van de krimp door drogen

NEN-EN 1367-6:2008 en Beproevingsmethoden voor de thermische eigenschappen en verwering 
van toeslagmaterialen - Deel 6: Bepaling van de bestandheid tegen vorst 
en dooi in aanwezigheid van zout (NaCi)

NEN-EN 1520:2011 en Geprefabriceerde versterkte elementen van lichtbeton met open structuur 
met structurele of niet-structurele versterking

NEN-EN 1521:1997 en Bepaling van de buig-treksterkte van lichtbeton met open structuur
NEN-EN 1544:2006 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 

betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de kruip onder 
aanhoudende trekbelasting voor synthetische harsproducten voor de 
verankering van betonstaal

NEN-EN 1737:1998 en Bepaling van de afschuifsterkte van gelaste verbindingen van 
wapeningsmatten of -kooien voor vooraf vervaardigde elementen van 
geautoclaveerd cellenbeton of lichtbeton met open structuur

NEN-EN 1738:1998 en Bepaling van de staalspanningen in onbelaste gewapende elementen van 
geautoclaveerd cellenbeton

NEN-EN 1739:2007 en Bepaling van de afschuifsterkte ten gevolge van in het vlak werkende 
krachten op verbindingen tussen geprefabriceerde elementen van 
geautoclaveerd cellenbeton of lichtbeton met open structuur

NEN-EN 1740:1998 en Bepaling van het draagvermogen van vooraf vervaardigde gewapende 
elementen van geautoclaveerd cellenbeton of lichtbeton met open 
structuur onder hoofdzakelijk in langsrichting werkende belasting 
(verticale elementen)

NEN-EN 1741:1998 en Bepaling van de afschuifsterkte ten gevolge van loodrecht op het vlak 
werkende krachten op verbindingen tussen vooraf vervaardigde elementen 
van geautoclaveerd cellenbeton of lichtbeton met open structuur
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NEN-EN 1742:1998 en Bepaling van de afschuifsterkte tussen de verschillende lagen van 
elementen bestaande uit meer lagen van geautoclaveerd cellenbeton of 
lichtbeton met open structuur

NEN-EN 1766:2000 en Produkten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Referentiebeton voor 
beproevingen

NEN-EN 1767:1999 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Infrarood-analyse

NEN-EN 1770:1998 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de thermische-
uitzettingscoëfficiënt

NEN-EN 1771:2004/C1:2005 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de 
injecteerbaarheid en splijtproef

NEN-EN 1771:2004 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de 
injecteerbaarheid en splijtproef

NEN-EN 1799:1999 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Proeven voor het meten van 
de geschiktheid van dragende lijmen voor de toepassing op 
betonoppervlakken

NEN-EN 1857:2010 en Schoorstenen - Componenten - Betonnen binnenbuizen
NEN-EN 1858:2009+A1:2011 en Schoorstenen - Onderdelen - Betonnen blokken voor schoorstenen
NEN-EN 1881:2006 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 

betonconstructies - Beproevingsmethoden - Beproeving van 
verankeringsproducten door middel van de uittrekproef

NPR-CR 1901:1995 en Regionale specificaties en aanbevelingen ter voorkoming van schadelijke 
alkali-silicareacties in beton

NEN-EN 12189:1999 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de open tijd

NEN-EN 12190:1998 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de druksterkte 
van reparatiemortel

NEN-EN 12269-1:2000 en Bepaling van het hechtgedrag tussen wapeningsstaal en geautoclaveerd 
cellenbeton met de liggerproef - Deel 1: Kortetermijnproef

NEN-EN 12269-2:2010 en Bepaling van het hechtgedrag tussen wapeningsstaal en geautoclaveerd 
cellenbeton met de liggerproef - Deel 2: Lange-duur beproevingsmethode

NEN-EN 12350-1:2009 en Beproeving van betonspecie - Deel 1: Monsterneming
NEN-EN 12350-2:2009 en Beproeving van betonspecie - Deel 2: Zetmaat
NEN-EN 12350-3:2009 en Beproeving van betonspecie - Deel 3: Vebe-proef
NEN-EN 12350-4:2009 en Beproeving van betonspecie - Deel 4: Verdichtingsmaat
NEN-EN 12350-5:2009 en Beproeving van betonspecie - Deel 5: Schudmaat
NEN-EN 12350-6:2009 en Beproeving van betonspecie - Deel 6: Volumieke massa
NEN-EN 12350-7:2009 en Beproeving van betonspecie - Deel 7: Luchtgehalte - Drukmethoden
NEN-EN 12350-8:2010 en Beproeving van betonspecie - Deel 8: Zelfverdichtend beton - Vloeimaat

NEN-EN 12350-9:2010 en Beproeving van betonspecie - Deel 8: Zelfverdichtend beton - Trechtertijd

NEN-EN 12350-10:2010 en Beproeving van betonspecie - Deel 10: Zelfverdichtend beton - 
Blokkeringsmaat - L-box

NEN-EN 12350-11:2010 en Beproeving van betonspecie - Deel 11: Zelfverdichtend beton - 
Beproeving op ontmenging
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NEN-EN 12350-12:2010 en Beproeving van betonspecie - Deel 12 - Zelfverdichtend beton - 
Blokkeringsmaat - J-ring

NEN-EN 12390-1:2000 en Beproeving van verhard beton - Deel 1: Vorm, afmetingen en verdere 
eisen voor proefstukken en mallen

NEN-EN 12390-1:2000/C1:2006 en Beproeving van verhard beton - Deel 1: Vorm, afmetingen en verdere 
eisen voor proefstukken en mallen

NEN-EN 12390-2:2009 en Beproeving van verhard beton - Deel 2: Vervaardiging en bewaring van 
proefstukken voor sterkteproeven

NEN-EN 12390-3:2009 en Beproeving van verhard beton - Deel 3: Druksterkte van proefstukken

NEN-EN 12390-4:2000 en Beproeving van verhard beton - Deel 4: Druksterkte - Specificatie voor 
drukbanken

NEN-EN 12390-5:2009 en Beproeving van verhard beton - Deel 5: Buigsterkte van proefstukken

NEN-EN 12390-6:2009 en Beproeving van verhard beton - Deel 6: Splijttreksterkte van proefstukken

NEN-EN 12390-7:2009 en Beproeving van verhard beton - Deel 7: Volumieke massa van verhard 
beton

NEN-EN 12390-8:2009 en Beproeving van verhard beton - Deel 8: Indringdiepte van water onder 
druk

NPR-CEN/TS 12390-9:2006 en Beproeving van verhard beton - Deel 9: Vorst/dooi-bestandheid - 
Afschilfering

CEN/TS 12390-10:2007 en Beproeving van verhard beton - Deel 10: Bepaling van de relatieve 
weerstand tegen carbonatatie van beton

CEN/TS 12390-11:2010 en Beproeving van verhard beton - Bepaling van de weerstand van beton 
tegen chloriden, eenzijdige indringing

NEN-EN 12446:2011 en Schoorstenen - Onderdelen - Betonnen buitendelen
NEN-EN 12504-1:2009 en Beproeving van beton in constructies - Deel 1: Boorkernen - 

Monsterneming,onderzoek en bepaling van de druksterkte
NEN-EN 12504-2:2001 en Beproeving van beton in constructies - Deel 2: Niet-destructief onderzoek -

Bepaling van de terugslagwaarde
NEN-EN 12504-3:2005 en Beproeving van beton in constructies - Deel 3: Bepaling van de 

uittrekkracht
NEN-EN 12504-4:2005 en Beproeving van beton - Deel 4: Bepaling van de ultrasone-pulssnelheid

NEN-EN 12602:2008 en Geprefabriceerde gewapende elementen van geautoclaveerd cellenbeton

NEN-EN 12614:2004 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de 
glasovergangstemperatuur van polymeren

NEN-EN 12615:1999 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de schuine-
afschuifsterkte

NEN-EN 12617-1:2003 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Deel 1: Bepaling van de 
lineaire krimp van polymeren en oppervlaktebeschermingssystemen

NEN-EN 12620:2002+A1:2008 en Toeslagmateriaal voor beton
NEN-EN 12620:2002+A1:2008 nl Toeslagmateriaal voor beton
NEN-EN 12636:1999 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 

betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de hechting 
beton-op-beton

NEN-EN 12737:2005+A1:2008 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Roostervloeren voor stalgebouwen

CR 12793:1997 en Meting van de carbonatatiediepte in verhard beton
NEN-EN 12794:2005+A1:2007 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Heipalen
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NEN-EN 12794:2005+A1:2007/C1:2008 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Heipalen

NEN-EN 12839:2001 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Elementen voor hekken
NEN-EN 12843:2004 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Masten en palen
NEN-EN 13055-1:2002/C1:2006 en Lichte toeslagmaterialen - Deel 1: Lichte toeslagmaterialen voor beton, 

mortel en injectiemortel
NEN-EN 13055-1:2002 en Lichte toeslagmaterialen - Deel 1: Lichte toeslagmaterialen voor beton, 

mortel en injectiemortel
NEN-EN 13198:2003 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Straat- en tuinmeubilair
NEN-EN 13224:2004+A1:2007 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Ribbenvloeren
NEN-EN 13225:2004/C1:2007 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Balken en kolommen
NEN-EN 13225:2004 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Balken en kolommen
NEN-EN 13230-1:2009 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Dwarsliggers en dragers - Deel 1: 

Algemene eisen
NEN-EN 13230-2:2009 en Railtoepassingen - Dwarsliggers en dragers van beton - Deel 2: 

Voorgespannen dwarsliggers uit een stuk
NEN-EN 13230-3:2009 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Dwarsliggers en dragers van beton - Deel 

3: Voorgespannen dwarsliggers uit twee delen
NEN-EN 13230-4:2009 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Dwarsliggers en dragers van beton - Deel 

4: Voorgespannen dragers voor wissels en kruisingen
NEN-EN 13230-5:2009 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Dwarsliggers en dragers van beton - Deel 

5: Speciale onderdelen
NEN-EN 13263-1:2005+A1:2009 en Silicafume voor beton - Deel 1: Definities, eisen en 

conformiteitsbeheersing
NEN-EN 13263-2:2005+A1:2009 en Silicafume voor beton - Deel 2: Conformiteitsbeoordeling
NEN-EN 13295:2004 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 

betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de weerstand 
tegen carbonatatie

NEN-EN 13369:2004/A1:2006 en Algemene bepalingen voor vooraf vervaardigde betonproducten
NEN-EN 13369:2004/C2:2007 en Algemene bepalingen voor vooraf vervaardigde betonproducten
NEN-EN 13369:2004/C1:2007 en Algemene bepalingen voor vooraf vervaardigde betonproducten
NEN-EN 13369:2004 en Algemene bepalingen voor vooraf vervaardigde betonproducten
NEN-EN 13395-3:2002 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 

betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de 
verwerkbaarheid - Deel 3: Beproevingsmethode voor de schudmaat van 
reparatiebeton

NEN-EN 13395-4:2002 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de 
verwerkbaarheid - Deel 4: Gebruik van reparatiemortel op oppervlakken

NEN-EN 13577:2007 en Chemische aantasting van beton - Bepaling van het gehalte aan agressieve 
koolstofdioxide in water

NEN-EN 13581:2002 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethode - Bepaling van het massaverlies 
van hydrofoob geïmpregneerd beton na vorst-/dooizoutbehandeling

NEN-EN 13693:2004+A1:2009 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Dakelementen
NEN-EN 13747:2005+A2:2010 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Breedplaatvloeren
NEN-EN 13748-1:2004 en Terrazzo tegels - Deel 1: Terrazzo tegels voor gebruik binnenshuis
NEN-EN 13748-1:2004/C1:2006 en Terrazzo tegels - Deel 1: Terrazzo tegels voor gebruik binnenshuis
NEN-EN 13748-1:2004/A1:2005 en Terrazzo tegels - Deel 1: Terrazzo tegels voor gebruik binnenshuis
NEN-EN 13748-2:2004/C1:2004 en Terrazzo tegels - Deel 2: Terrazzo tegels voor toepassing buitenshuis

NEN-EN 13748-2:2004 en Terrazzo tegels - Deel 2: Terrazzo tegels voor toepassing buitenshuis
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NEN-EN 13791:2007 en Beoordeling van de druksterkte van beton in constructies en vooraf 
vervaardigde betonelementen

NEN-EN 13863-3:2004 en Betonverhardingen - Deel 3: Beproevingsmethoden voor de bepaling van 
de dikte van een betonverharding met een geboord monster

NEN-EN 13863-4:2004 en Betonverhardingen - Deel 4: Beproevingsmethoden voor de bepaling van 
de weerstand tegen slijtage door spijkerbanden

NEN-EN 13877-1:2004 en Betonverhardingen - Deel 1: Materialen
NEN-EN 13877-2:2004 en Betonverhardingen - Deel 2: Functionele eisen
CR 13901:2000 en Het gebruik van het concept van betongroepen voor de vervaardiging en 

conformiteitscontrole van beton
CR 13902:2000 en Beproevingsmethoden voor de bepaling van de water/cementfactor van 

betonspecie
NEN-EN 13978-1:2005 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Vooraf vervaardigde garages - Deel 

1: Garages van gewapend beton, monolithisch of bestaande uit enkele 
elementen met kamerafmetingen

NPR-CEN/TS 14038-2:2011 en Elektrochemische re-alkalisatie en chloride-extractiebehandelingen voor 
gewapend beton - Deel 2: Chloride-extractie

NEN-EN 14068:2003 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de 
waterdichtheid van geïnjecteerde scheuren zonder beweging in beton

NEN-EN 14437:2004 en Bepaling van de weerstand tegen oplichten door de wind van keramische 
of betonnen dakpannen - Beproevingsmethode voor 
dakbedekkingssystemen

NEN-EN 14474:2005 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Beton met houtsnippers als 
toeslagmateriaal - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14487-1:2005 en Spuitbeton - Deel 1: Definities, eisen en conformiteit
NEN-EN 14487-2:2006 en Spuitbeton - Deel 2: Uitvoering
NEN-EN 14488-1:2005 en Beproevingsmethoden voor spuitbeton - Monsterneming van betonspecie 

en verhard beton
NEN-EN 14488-2:2006 en Beproevingsmethoden voor spuitbeton - Deel 2: Druksterkte van vers 

spuitbeton
NEN-EN 14488-3:2006 en Beproevingsmethoden voor spuitbeton - Deel 3: Buigsterkten (eerste piek, 

uiterste en reststerkte) van vezelversterkte liggervormige proefstukken

NEN-EN 14488-4:2005+A1:2008 en Beproevingsmethoden voor spuitbeton - Deel 4: Hechtsterkte van 
boorkernen met behulp van een directe trekproef

NEN-EN 14488-5:2006 en Beproevingsmethoden voor spuitbeton - Deel 5:Bepaling van de energie-
absorptiecapaciteit van vezelversterkte plaatvormige proefstukken

NEN-EN 14488-6:2006 en Beproevingsmethoden voor spuitbeton - Deel 6: Dikte van beton op een 
ondergrond

NEN-EN 14488-7:2006 en Beproevingsmethoden voor spuitbeton - Deel 7: Bepaling van het 
vezelgehalte van met vezel versterkt beton

NEN-EN 14498:2004 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Volume- en 
gewichtsveranderingen van injectieproducten na cycli van drogen en 
onderdompeling in water

NEN-EN 14629:2007 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van het 
chloridegehalte in verhard beton

NEN-EN 14630:2006 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van de 
carbonatatiediepte van verhard beton d.m.v. de phenolphthaleine-methode
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NEN-EN 14649:2005 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Methode voor het bepalen van het 
behoud van sterkte van glasvezels in cement en beton (SIC TEST)

NEN-EN 14650:2005 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Algemene regels voor de 
productiecontrole in de fabriek van staalvezelbeton

NEN-EN 14651:2005+A1:2007 en Beproevingsmethode voor staalvezelbeton - Meten van de buig-treksterkte 
(proportionaliteitsgrens (LOP), reststerkte)

NEN-EN 14721:2005+A1:2007 en Beproevingsmethode voor staalvezelbeton - Meting van het vezelgehalte 
in betonspecie en verhard beton

NPR-CEN/TS 14754-1:2007 en Curing compounds - Beproevingsmethoden - Deel 1: Bepaling van de 
efficiëntie van de waterretentie van standaard curing compounds

NEN-EN 14843:2007 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Trappen
NEN-EN 14844:2006+A1:2008 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Duikers
NEN-EN 14845-1:2007 en Beproevingsmethoden voor vezels in beton - Deel 1:Referentiebeton
NEN-EN 14845-2:2006 en Beproevingsmethodes voor vezels in beton - Deel 2: Invloed op het beton

NPR-CEN/TR 14862:2004 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Eisen voor beproeving op ware 
grootte van vooraf vervaardigde betonproducten

NEN-EN 14889-1:2006 en Vezels in beton - Deel 1: Staalvezels - Definities, specificaties en 
conformiteit

NEN-EN 14889-2:2006 en Vezels in beton - Deel 2: Polymeervezels - Definities, specificaties en 
conformiteit

NEN-EN 14991:2007 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Funderingselementen
NEN-EN 14992:2007 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Wandelementen
NEN-EN 15037-1:2008 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Combinatievloeren - Deel 1: 

Balken
NEN-EN 15037-2:2009+A1:2011 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Combinatievloeren - Deel 2: 

Betonnen vulelementen
NEN-EN 15037-3:2009+A1:2011 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Combinatievloeren - Deel 3: 

Kleiblokken
NEN-EN 15037-4:2010 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Combinatievloeren - Deel 4: 

Geëxpandeerde polystyreenblokken
NEN-EN 15050:2007 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Brugelementen
CEN/TS 15087:2005 en Bepaling van de windweerstand van keramische of betonnen dakpannen - 

Beproevingsmethode voor mechanische bevestigingsmiddelen

NEN-EN 15191:2010 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Classificatie van de prestaties van 
met glasvezel versterkt beton

NEN-EN 15258:2008 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Keerwanden
NEN-EN 15304:2010 en Bepaling van de vries-dooi weerstand van geautoclaveerd cellenbeton
NEN-EN 15361:2007 en Bepaling van de invloed van de corrosiebescherming op de 

ankerplaatscapaciteit van de dwarsankerbalken in geprefabriceerde 
versterkte elementen van geautoclaveerd cellenbeton

NEN-EN 15422:2008 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Specificatie van glasvezels voor 
wapening van mortel en beton

NEN-EN 15435:2008 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Bekistingsblokken van normaal- en 
lichtbeton - Producteigenschappen en prestaties

NEN-EN 15498:2008 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Bekistingsblokken van beton met 
houtsnippers - Product eigenschappen en prestaties

NEN-EN 15564:2010 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Harsgebonden betonproducten - 
Eisen en beproevingsmethoden

CEN/TR 15677:2008 en Vliegas verkregen door meestoken - Stand van zaken van de situatie in 
Europa

Pagina 262 van 353



NPR-CEN/TR 15678:2008 en Beton - Afgifte van geclassificeerde gevaarlijke stoffen in de bodem, 
grondwater en oppervlaktewater - Beproevingsmethode voor nieuwe of 
niet toegelaten bestanddelen van beton en voor beton productie

NPR-CEN/TR 15728:2008 en Ontwerp en gebruik van ingestorte onderdelen voor hijs-, transport en 
verwerking van vooraf vervaardigde beton - Elementen

NPR-CEN/TR 15739:2009 Vooraf vervaardigde betonproducten - Betonafwerkingen - Herkenning

CEN/TR 15840:2009 en Conformiteitsbeoordeling van vliegas voor beton - Richtlijnen voor de 
toepassing van EN 450-2

CEN/TR 15868:2009 en Overzicht van nationale invullingen/eisen in samenhang met EN 201-
1:2000

NPR-CEN/TR 16142:2011 en Cement - Een studie van het karakteristieke uitlooggedrag van verharde 
beton voor gebruik in de natuurlijke omgeving

NEN 2872:1989 nl Beproeving van steenachtige materialen - Bepaling van de 
vorstbestandheid - Eenzijdige bevriezing in zoetwatermilieu

NEN 2873:1982/A1:1999 nl Beproeving van steenachtige materialen - Stroefheidsmeter volgens 
Leroux en bepaling van de stroefheid van oppervlakken

NEN 2873:1982 nl Beproeving van steenachtige materialen - Stroefheidsmeter volgens 
Leroux en bepaling van de stroefheid van oppervlakken

NEN 2874:1982 nl Beproeving van steenachtige materialen - Slijttoestel volgens Amsler en 
bepaling van de slijtweerstand

NEN 2875:1988 nl Beproeving van steenachtige materialen - Zandblaastoestel en bepaling 
van het massaverlies

NEN 2889:1990 nl Betonelementen - Maximaal toelaatbare maatafwijkingen
NEN 3543:2005 nl Nederlandse aanvulling op NEN-EN 13055-1 "Lichte toeslagmaterialen - 

Lichte toeslagmaterialen voor beton, mortel en injectiemortel"

NEN 3838:1991 nl Gasbetonprodukten
NEN 5905:2005/A1:2008 nl Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12620 "Toeslagmaterialen voor 

beton"
NEN 5905:2005 nl Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12620 "Toeslagmaterialen voor 

beton"
NEN 5922:1988 nl Toeslagmaterialen voor beton - Bepaling van het gehalte aan carbonaten

NEN 5960:2006 nl Beton - Bepaling van de water-cementfactor/water-bindmiddelfactor van 
betonspecie

NEN 5960:2006/A1:2011 nl Beton - Bepaling van de water-cementfactor/water-bindmiddelfactor van 
betonspecie

NEN 5970:2001 nl Bepaling van de druksterkte-ontwikkeling van jong beton op basis van de 
gewogen rijpheid

NEN 5988:1999 nl Beton - Bepaling van de kubusdruksterkte - Verhardingsproef
NEN 5989:1999 nl Beton - Bepaling van de kubusdruksterkte - Verhardingsproef met 

temperatuurregeling
NEN 6722:2002 nl Voorschriften Beton - Uitvoering
NVN 6725:2008 nl Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd beton
NEN 7024:2005 nl Zetsteen van beton
NEN 8005:2008 nl Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1: Beton - Deel 1: Specificatie, 

eigenschappen, vervaardiging en conformiteit
NEN 8005:2008/A1:2011 nl Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1: Beton - Deel 1: Specificatie, 

eigenschappen, vervaardiging en conformiteit

NEN-EN 492:2004 en Vezelcement leien en hulpstukken - Productspecificatie en 
beproevingsmethoden

NEN-EN 492:2004/A1:2005 en Vezelcement leien en hulpstukken - Productspecificatie en 
beproevingsmethoden

91.100.40 - Producten van vezelcement
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NEN-EN 492:2004/A2:2006 en Vezelcement leien en hulpstukken - Productspecificatie en 
beproevingsmethoden

NEN-EN 494:2004+A3:2007 en Geprofileerde platen en hulpstukken van vezelcement voor daken - 
Productspecificatie en beproevingsmethoden

NEN-EN 1169:1999 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Algemene regels voor 
fabrieksproductiecontrole van met glasvezel versterkt cement

NEN-EN 1170-8:2008 en Beproevingsmethode voor met glasvezel versterkt vooraf vervaardigde 
betonproducten - Deel 8: Cyclische verouderingsproef

NEN-EN 12467:2004/A1:2005 en Vlakke vezelcement platen - Productspecificaties en beproevingsmethoden

NEN-EN 12467:2004/A2:2006 en Vlakke vezelcement platen - Productspecificaties en beproevingsmethoden

NEN-EN 12467:2004 en Vlakke vezelcement platen - Productspecificaties en beproevingsmethoden

NEN-EN 15057:2006 en Geprofileerde platen en hulpstukken van vezelcement - 
Beproevingsmethode voor weerstand tegen inslag

NEN-EN 58:2004 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Monsterneming van bitumineuze 
bindmiddelen

NEN-EN 495-5:2000 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van de plooibaarheid 
bij lage temperatuur - Deel 5: Kunststof en rubber dakbanen voor 
waterafdichtingen

NEN-EN 534:2006+A1:2010 en Golfplaten van bitumen - Productspecificatie en beproevingsmethoden

NEN-EN 544:2011 en Bitumen shingles met minerale en/of synthetische inlage - 
Productspecificatie en beproevingsmethoden

NEN-EN 1107-1:1999 en Flexibele dakbanen voor waterafdichtingen - Bepaling van de 
dimensionele stabiliteit - Deel 1: Bitumen banen voor waterafdichtingen 
voor daken

NEN-EN 1107-2:2001 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van de dimensionele 
stabiliteit - Deel 2: Kunststof- en rubber waterafdichtingen voor daken

NEN-EN 1108:1999 en Flexibele dakbanen voor waterafdichtingen - Bitumen banen voor 
waterafdichtingen voor daken - Bepaling van de vormvastheid bij 
cyclische temperatuurverandering

NEN-EN 1109:1999 en Flexibele dakbanen voor waterafdichtingen - Bitumen banen voor 
waterafdichtingen voor daken - Bepaling van de flexibiliteit bij lage 
temperatuur

NEN-EN 1110:2010 en Flexibele dakbanen voor waterafdichtingen - Bitumen banen voor 
waterafdichtingen voor daken - Bepaling van de vloeiweerstand bij 
verhoogde temperatuur

NEN-EN 1296:2001 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen, kunststof en rubber 
dakbanen - Methode van kunstmatige veroudering door langdurige 
blootstelling aan verhoogde temperatuur

NEN-EN 1297:2004 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen, kunststof en rubber 
banen voor waterafdichtingen voor daken - Methode van kunstmatige 
veroudering door langdurige blootstelling aan de combinatie van UV-
straling, verhoogde temperatuur en water

NEN-EN 1426:2007 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de naaldpenetratie

NEN-EN 1427:2007 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van het verwekingspunt 
- Ring- en kogelmethode

NEN-EN 1429:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de zeefrest van 
bitumenemulsies, en bepaling van de opslagstabiliteit door zeven

NEN-EN 1430:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de deeltjespolariteit 
van bitumenemulsies

91.100.50 - Bindmiddelen. Afdichtingsmaterialen
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NEN-EN 1431:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de hoeveelheid 
residu en het oliedestillaat van bitumenemulsies door destillatie

NEN-EN 1548:2007 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststoffen en rubberen 
dakbanen voor waterafdichtingen voor daken - Methode voor de 
blootstelling aan bitumen

NEN-EN 1844:2001 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van de weerstand tegen 
ozon - Kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen

NEN-EN 1847:2010 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en rubber banen voor 
waterafdichtingen voor daken - Methoden voor de blootstelling aan 
vloeibare chemicaliën, inclusief water

NEN-EN 1848-1:1999 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van de lengte, de 
breedte en de rechtheid - Deel 1: Bitumen banen voor waterafdichtingen 
voor daken

NEN-EN 1848-2:2001 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van de lengte, de 
breedte, rechtheid en vlakheid - Deel 2: Kunststof en rubber banen voor 
waterafdichtingen voor daken

NEN-EN 1849-1:1999 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van de dikte en de 
massa per eenheid van oppervlakte - Deel 1: Bitumen banen voor 
waterafdichtingen voor daken

NEN-EN 1849-2:2009 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van de dikte en de 
massa per eenheid van oppervlakte - Deel 2: Kunststof en rubber banen

NEN-EN 1850-1:1999 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van zichtbare fouten - 
Deel 1: Bitumen banen voor waterafdichtingen voor daken

NEN-EN 1850-2:2001 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van zichtbare fouten - 
Deel 2: Kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor daken

NEN-EN 1928:2000 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen, kunststof en rubber 
banen voor waterafdichtingen voor daken - Bepaling van de 
waterdichtheid

NEN-EN 1931:2000/C1:2001 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen, kunststof en rubber 
banen voor waterafdichtingen voor daken - Bepaling van de 
eigenschappen van waterdampdoorlatendheid

NEN-EN 1931:2000 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen, kunststof en rubber 
banen voor waterafdichtingen voor daken - Bepaling van de 
eigenschappen van waterdampdoorlatendheid

NEN-ISO 6927:1992 en Bouwconstructies - Afdichtingsprodukten. Voegkit - Termen en definities

NEN-EN 12039:1999 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen banen voor 
waterafdichtingen voor daken - Bepaling van de kleefkracht van korrels

NEN-EN 12310-1:1999 en Flexibele dakbanen voor waterafdichtingen - Deel 1: Bitumen banen voor 
waterafdichtingen voor daken - Bepaling van de nageldoorscheursterkte

NEN-EN 12310-2:2000 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van de 
nageldoorscheursterkte - Deel 2: Kunststof en rubber dakbanen voor 
waterafdichtingen

NEN-EN 12311-1:1999 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Deel 1: Bitumen banen voor 
waterafdichtingen voor daken - Bepaling van de treksterkte

NEN-EN 12311-2:2010 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van de treksterkte - 
Deel 2: Kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor daken

NEN-EN 12316-1:1999 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Deel 1: Bitumen dakbanen voor 
waterafdichtingen - Bepaling van de weerstand tegen pellen van 
verbindingen
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NEN-EN 12316-2:2000 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van de weerstand tegen 
pellen van verbindingen - Deel 2: Kunststof en rubber dakbanen voor 
waterafdichtingen

NEN-EN 12317-1:1999 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Deel 1: Bitumen banen voor 
waterafdichtingen voor daken - Bepaling van de afschuif van overlappen

NEN-EN 12317-2:2010 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van de schuifweerstand 
van verbindingen - Deel 2: Kunststof en rubber dakbanen voor 
waterafdichtingen

NEN-EN 12591:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Specificaties voor 
penetratiebitumen

NEN-EN 12592:2007 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de oplosbaarheid

NEN-EN 12593:2007 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van het breekpunt 
volgens Fraass

NEN-EN 12594:2007 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Monstervoorbehandeling
NEN-EN 12595:2007 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de kinematische 

viscositeit
NEN-EN 12596:2007 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de dynamische 

viscositeit met een vacuümcapillair
NEN-EN 12606-1:2007 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van het gehalte aan 

paraffinewas - Deel 1: Destillatiemethode
NEN-EN 12607-1:2007 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de weerstand tegen 

verharding onder de invloed van warmte en lucht - Deel 1: RTFOT-
methode

NEN-EN 12607-2:2007 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de weerstand tegen 
verharding onder de invloed van warmte en lucht - Deel 2: TFOT-methode

NEN-EN 12607-3:2007 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de weerstand tegen 
verharding onder de invloed van warmte en lucht - Deel 3: RFT-methode

NEN-EN 12691:2006 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen, kunststof en rubber 
dakbanen voor waterafdichtingen - Bepaling van de weerstand tegen 
stootbelasting

NEN-EN 12697-39:2004 nl Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 39: Bepaling van het bindmiddelgehalte door ontbranding

NEN-EN 12697-39:2004 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 39: Bepaling van het bindmiddelgehalte door ontbranding

NEN-EN 12697-44:2010 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 44: Scheurvoortplanting door half-cirkel buigproef

NEN-EN 12730:2001 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen, kunststof en rubber 
dakbanen voor waterafdichtingen - Bepaling van de weerstand tegen 
statische belasting

NEN-EN 12846-1:2011 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de uitstroomtijd 
met een uitstroombeker - Deel 1: Bitumineuze emulsies

NEN-EN 12846-2:2011 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de uitstroomtijd 
met een uitstroombeker - Deel 2: Bindmiddelen voor cut-back en 
vloeibitumen

NEN-EN 12847:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van het ontmenggedrag 
van bitumenemulsies

NEN-EN 12848:2002 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de mengstabiliteit 
van bitumenemulsies met cement
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NEN-EN 12848:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de mengstabiliteit 
van bitumenemulsies met cement

NEN-EN 12849:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van het 
penetratievermogen van bitumenemulsies

NEN-EN 12850:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de pH-waarde van 
bitumenemulsies

NEN-EN 13074-1:2011 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Stabilisatie van bindmiddelen 
van bitumineuze emulsies of van cut-back of van 
vloeipolymeerbitumenemulsie - Deel 1: Stabilisatie door verdamping

NEN-EN 13074-2:2011 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Terugwinning van bindmiddelen 
van bitumineuze emulsies of van cut-back of van fluxed bitumineus 
bindmiddelen - Deel 2: Stabilisatie na terugwinning door verdamping

NEN-EN 13075-1:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van het breekgedrag - 
Deel 1: Bepaling van de breekwaarde van kationische bitumenemulsies,  
methode met minerale vulstof

NEN-EN 13075-2:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van het breekgedrag - 
Deel 2: Bepaling van de mengtijd van kationisch bitumenemulsies

NEN-EN 13111:2010 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Onderlagen voor schubvormige 
dakbedekkingen en muren - Bepaling van de weerstand tegen 
waterdoorlating

NEN-EN 13301:2010 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van neiging tot 
vlekvorming van bitumen

NEN-EN 13302:2010 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van viscositeit van 
bitumen met gebruik van een rotatieviscositeitsmeter

NEN-EN 13303:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van het massaverlies na 
verhitting van bitumen voor industriële toepassingen

NEN-EN 13304:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Raamwerk voor de specificatie 
van geoxideerde bitumen

NEN-EN 13305:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Raamwerk voor de specificatie 
van harde bitumen voor industriële toepassingen

NEN-EN 13358:2010 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van het 
destillatieverloop van vloeibitumenproducten gemaakt met vloeibare 
mineralen

NEN-EN 13361:2004 en Afdichtingen van geokunststof - Vereiste eigenschappen voor gebruik in 
de bouw van reservoirs en stuwdammen

NEN-EN 13361:2004/A1:2006 en Afdichtingen van geokunststof - Vereiste eigenschappen voor gebruik in 
de bouw van reservoirs en stuwdammen

NEN-EN 13362:2005 en Afdichtingen van geokunststof - Vereiste eigenschappen voor gebruik in 
de bouw van kanalen

NEN-EN 13375:2004 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Waterafdichting van betonnen 
brugdekken en andere betonnen oppervlakken bestemd voor voertuigen - 
Monstervoorbehandeling

NEN-EN 13398:2010 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van het elastisch herstel 
van gemodificeerd bitumen

NEN-EN 13399:2010 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van opslagstabiliteit 
van gemodificeerd bitumen

NEN-EN 13416:2001 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen, kunststof en rubber 
dakbanen - Regels voor monsterneming

NEN-EN 13454-1:2004 en Bindmiddelen, samengestelde bindmiddelen en fabrieksmatig 
vervaardigde mengsels voor dekvloeren gebaseerd op calciumsulfaat - 
Deel 1: Definities en eisen

NEN-EN 13454-2:2004+A1:2007 en Bindmiddelen, samengestelde bindmiddelen en fabrieksmatig 
vervaardigde mengsels voor dekvloeren van calciumsulfaat - Deel 2: 
Beproevingsmethoden
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NEN-EN 13491:2004 en Geokunststof-afdichtingen - Vereiste eigenschappen voor gebruik als 
vloeistofafdichting in tunnels en ondergrondse constructies

NEN-EN 13491:2004/A1:2006 en Geokunststof-afdichtingen - Vereiste eigenschappen voor gebruik als 
vloeistofafdichting in tunnels en ondergrondse constructies

NEN-EN 13492:2004/A1:2006 en Afdichtingen van geokunststof - Vereiste eigenschappen voor gebruik bij 
de bouw van stortplaatsen, overslagstations of opvangbekkens voor 
vloeibare afvalstoffen

NEN-EN 13492:2004 en Geokunststof-afdichtingen - Vereiste eigenschappen voor gebruik bij de 
bouw van stortplaatsen, overslagstations of opvangbekkens voor vloeibare 
afvalstoffen

NEN-EN 13493:2005 en Geokunststof-afdichtingen - Vereiste eigenschappen voor gebruik bij de 
bouw van opslag- en stortplaatsen voor vaste afvalstoffen

NEN-EN 13583:2001 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen, kunststof en rubber 
dakbanen - Bepaling van weerstand tegen hagel

NEN-EN 13587:2010 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de 
trekeigenschappen van bitumineuze bindmiddelen door middel van de 
trekproef

NEN-EN 13588:2008 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de cohesie van 
bitumineuze bindmiddelen met de slingerproef

NEN-EN 13589:2008 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de 
trekeigenschappen van gemodificeerd bitumen door de kracht-duktiliteit-
methode

NEN-EN 13596:2004 en Flexibele banen voor waterafdichting - Waterafdichtingen voor betonnen 
brugdekken en andere oppervlakken van beton bestemd voor voertuigen - 
Bepaling van de hechtsterkte

NEN-EN 13614:2011 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van het 
hechtingsvermogen van bitumenemulsies door onderdompelproef in water

NEN-EN 13632:2010 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Visualisatie van dispersies van 
polymeren in met polymeren gemodificeerd bitumen

NEN-EN 13653:2004 en Flexibele banen voor waterafdichtingen voor betonnen brugdekken en 
andere betonnen oppervlakken bestemd van voertuigen - Bepaling van de 
schuifsterkte

NEN-EN 13702:2010 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de dynamische 
viscositeit van gemodificeerd bitumen door kegel en plaat methode - 
Kegel en plaat methode

NEN-EN 13703:2004 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de 
vervormingsenergie

NEN-EN 13707:2004+A2:2009 en Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen 
voor waterafdichtingen - Definities en eigenschappen

NEN-EN 13719:2002 en Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van het rendement van 
bescherming op lange termijn van geotextiel in contact met 
geosynthetische afdichtingen

NEN-EN 13719:2002/C1:2006 en Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van het rendement van 
bescherming op lange termijn van geotextiel in contact met 
geosynthetische afdichtingen

NEN-EN 13738:2004 en Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van de weerstand tegen 
het uit de grond trekken

NEN-EN 13808:2005 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Raamwerk voor de specificatie 
van kationische bitumenemulsies

NEN-EN 13859-1:2010 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Definities en eigenschappen 
voor onderlagen - Deel 1: Onderlagen voor schubvormig gelegde 
dakbedekkingen

NEN-EN 13859-2:2010 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Definities en eigenschappen van 
folies - Deel 2: Folies voor toepassing achter gevelbekleding
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NEN-EN 13880-4:2003 en Warm aangebrachte voegafdichtingsmiddelen - Deel 4: 
Beproevingsmethode voor de bepaling van warmteweerstand - 
Verandering van de penetratie-index

NEN-EN 13880-5:2004 en Warm aangebrachte voegafdichtingsmiddelen - Deel 5: 
Beproevingsmethode voor de bepaling van de vloeiweerstand

NEN-EN 13880-6:2004 en Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 6: Methode voor de 
bereiding van proefmonsters

NEN-EN 13880-9:2003 en Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 9: 
Beproevingsmethode voor de bepaling van de compatibiliteit met 
asfaltverhardingen

NEN-EN 13880-11:2003 en Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 11: 
Beproevingsmethode voor de vervaardiging van proefblokken van asfalt 
voor de functioneringsproef en voor de bepaling van compatibiliteit met 
asfaltverhardingen

NEN-EN 13897:2004 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen, kunststof en rubber 
banen voor waterafdichtingen voor daken - Bepaling van de 
waterdichtheid na oprekken bij lage temperatuur

NEN-EN 13948:2007 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen, kunststof en rubber 
banen voor waterafdichtingen - Bepaling van de weerstand tegen 
worteldoorgroei

NEN-EN 13956:2005 en Flexibele banen voor waterafdichting - Kunststof en rubber banen voor 
waterafdichtingen voor daken - Definities en eigenschappen

NEN-EN 13956:2005/C1:2006 en Flexibele banen voor waterafdichting - Kunststof en rubber banen voor 
waterafdichtingen voor daken - Definities en eigenschappen

NEN-EN 13967:2005 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en rubber banen tegen 
optrekkend vocht inclusief kunststof en rubber banen voor kelder en 
fundatie afdichtingen - Definities en eigenschappen

NEN-EN 13967:2005/A1:2006 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en rubber banen tegen 
optrekkend vocht inclusief kunststof en rubber banen voor kelder en 
fundatie afdichtingen - Definities en eigenschappen

NEN-EN 13969:2004/A1:2007 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen banen tegen optrekkend 
vocht inclusief bitumen banen voor kelder en fundatie afdichtingen - 
Definities en eigenschappen

NEN-EN 13969:2004 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen banen tegen optrekkend 
vocht inclusief bitumen banen voor kelder en fundatie afdichtingen - 
Definities en eigenschappen

NEN-EN 13970:2004 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Dampremmende lagen van 
bitumen - Definities en eigenschappen

NEN-EN 13970:2004/A1:2006 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Dampremmende lagen van 
bitumen - Definities en eigenschappen

NEN-EN 13984:2004/A1:2006 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en rubber 
dampremmende lagen - Definities en eigenschappen

NEN-EN 13984:2004 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en rubber 
dampremmende lagen - Definities en eigenschappen

NEN-EN 14016-1:2004 en Bindmiddelen voor magnesietvloeren - Magnesiumoxide en 
magnesiumchloride - Deel 1: Definities en eisen

NEN-EN 14016-2:2004 en Bindmiddelen voor magnesietvloeren - Magnesiumoxide en 
magnesiumchloride - Deel 2: Beproevingsmethoden

NEN-EN 14151:2010 en Geokunststoffen - Bepaling van de weerstand tegen scheuren onder 
gelijkmatige druk

NEN-EN 14188-2:2004 en Voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties voor koud aangebrachte 
voegafdichtingsmaterialen

NEN-EN 14188-3:2006 en Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Deel 3: Specificaties voor 
voorgevormde voegafdichtingsmaterialen

NEN-EN 14188-4:2009 en Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Part 4: Specificaties voor 
primers voor gebruik met voegafdichtingsmaterialen
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NEN-EN 14196:2003 en Geokunststoffen - Beproevingsmethoden voor de bepaling van de massa 
per oppervlakte-eenheid van bentonietmatten ("clay geosynthetic 
barriers")

NEN-EN 14223:2005 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Waterafdichting van betonnen 
brugdekken en andere oppervlakken van beton bestemd voor voertuigen - 
Bepaling van de waterabsorptie

NEN-EN 14224:2010 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Waterafdichting van betonnen 
brugdekken en andere oppervlakken van beton bestemd voor voertuigen - 
Bepaling van de overbruggingsmogelijkheid van scheuren

NEN-EN 14241-1:2005 en Schoorstenen - Elastomerische afdichtingen en afdichtingsproducten - 
Materiaaleisen en beproevingsmethoden - Deel 1: Afdichtingen in 
afvoerstystemen

NEN-EN 14262:2003 en Afgeleide producten van steenkoolpyrolyse - Koolteer en op koolteer 
gebaseerde bindmiddelen: briketting pitch - Eigenschappen en 
beproevingsmethoden

NEN-EN 14575:2005 en Geokunststof-afdichtingen - Beproevingsmethode voor de controle van de 
weerstand tegen oxidatie

NEN-EN 14691:2005 en Flexibele banen voor waterafdichting - Waterafdichtingssystemen voor 
betonnen brugdekken en andere betonnen oppervlakken bestemd voor 
voertuigen - Compatibiliteit door thermische conditionering

NEN-EN 14692:2005 en Flexibele banen voor waterafdichting - Waterafdichtingssystemen van 
betonnen brugdekken en andere betonnen oppervlakken begaanbaar voor 
voertuigen - Beproevingsmethode - Bepaling van de weerstand tegen 
verdichting van een asfaltdeklaag

NEN-EN 14693:2006 en Flexibele banen voor waterafdichting - Waterafdichtingssystemen voor 
betonnen brugdekken en andere betonnen oppervlakken bestemd voor 
voertuigen - Bepaling van het gedrag van bitumen banen gedurende het 
aanbrengen van gietasfalt

NEN-EN 14694:2005 en Flexibele banen voor waterafdichting - Waterafdichting van betonnen 
brugdekken en andere betonnen oppervlakken begaanbaar voor voertuigen 
- Bepaling van de weerstand tegen dynamische waterdruk na schade door 
voorbehandeling

NEN-EN 14695:2010 en Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen banen voor 
waterafdichtingssystemen voor betonnen brugdekken en andere betonnen 
oppervlakken bestemd voor voertuigen - Definities en eigenschappen

NEN-EN 14733:2005+A1:2010 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bitumineuze emulsies, 
productiecontrole door de producent van bitumenemulsies en 
vloeibitumenproducten

NEN-EN 14769:2005 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Lange-termijn 
verouderingsconditionering met een verouderingsdrukvat (PAV)

NEN-EN 14770:2005 en Bitumen and bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van complexe 
afschuifmodulus en fasehoek - Dynamische Afschuif Rheometer (DSR)

NEN-EN 14771:2005 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de 
buigkruipstijfheid - Buigproef Rheometer (BBR)

NEN-EN 14909:2006 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en rubber banen voor 
vochtwerende lagen - Definities en eigenschappen

NEN-EN 14967:2006 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumenfolie voor toepassing in 
muren ter voorkoming van het optrekken van vocht - Definities en 
eigenschappen

NEN-EN 15322:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Raamwerk voor de specificatie 
van vloeibitumen
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NEN-EN 15323:2007 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Versnelde lange-termijn 
verouderingscondities door de roterende cilinder methode (RCAT)

NPR-CEN/TS 15324:2008 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de equivisceuse 
temperatuur gebaseerd op Low Shear Viscositeit met een Dynamic Shear 
Rheometer in lage frequentiebestand

NPR-CEN/TS 15325:2008 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van Zero Shear 
Viscocity (ZSV) met een in de kruipstand Shear Stress Rheometer

NEN-EN 15326:2007+A1:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Meting van de dichtheid en 
zwaartekracht - Methode met pyknometer met stop met capillair

NPR-CEN/TR 15352:2006 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Ontwikkeling van 
prestatiegebonden specificaties: statusrapport 2005

NEN-EN 15368:2008+A1:2010 en Hydraulische bindmiddelen voor niet-structurele toepassingen: Definitie, 
specificaties en conformiteitscriteria

NEN-EN 15626:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de hechting van 
vloeibare bitumineuze bindmiddelen door onderdompelproef in water - 
Methode met toeslagmateriaal

NEN-EN 15651-1:2010 en Voegkitten in bouwconstructies - Definities, eisen en 
conformiteitsbeoordeling - Deel 1: Voegkitten voor afdichtingen in gevels

NEN-EN 15651-2:2010 en Voegkitten in bouwconstructies - Definities, eisen en 
conformiteitsbeoordeling - Deel 2: Beglazingskitten

NEN-EN 15651-3:2010 en Voegkitten in bouwconstructies - Definities, eisen en 
conformiteitsbeoordeling - Deel 3: Voegkitten voor afdichtingen in 
sanitaire toepassingen

NEN-EN 15651-4:2010 en Voegkitten in bouwconstructies - Definities, eisen en 
conformiteitsbeoordeling - Deel 4: Voegkitten voor afdichtingen in 
vloeren (voetgangers)

NEN-EN 15651-5:2010 en Voegkitten in bouwconstructies - Definities, eisen en 
conformiteitsbeoordeling - Deel 5: Conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 15812:2011 en Polymeer gemodificeerde bitumen dikke deklagen voor waterafdichtingen -
Bepaling van de overbruggingskenmerken van scheuren

NEN-EN 15813:2011 en Polymeren gemodificeerde bitumen dikke deklagen voor 
waterafdichtingen - Bepaling van de flexibiliteit bij lage temperaturen

NEN-EN 15814:2011 en Polymeer gemodificeerde bitumineuze waterdichte dikke deklagen - 
Definities en eisen

NEN-EN 15815:2011 en Polymeer gemodificeerde bitumineuze dikke deklagen voor 
waterafdichtingen - Drukweerstand

NEN-EN 15816:2011 en Polymeer gemodificeerde bitumineuze dikke deklagen voor 
waterafdichtingen - Weerstand tegen regen

NEN-EN 15817:2011 en Polymeren gemodificeerde bitumen dikke deklagen voor 
waterafdichtingen - Beschermd tegen water

NEN-EN 15818:2011 en Polymeer gemodificeerde bitumineuze deklagen voor waterafdichtingen - 
Bepaling maatvastheid bij hoge temperaturen

NEN-EN 15819:2011 en Polymeren gemodificeerde bitumen dikke deklagen voor 
waterafdichtingen - Vermindering van de dikte van de deklaag wanneer 
deze gedroogd is

NEN-EN 15820:2011 en Polymeer gemodificeerde bitumineuze dikke deklagen voor 
waterafdichtingen - Bepaling van de waterdichtheid

NPR-CEN/TS 15963:2010 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de temperatuur 
breuksterkte bij een gekerfde driepunts-proefstaaf

NEN-EN 15976:2011 en Flexibele banen voor waterafdichting - Bepaling van het emitterend 
vermogen

NEN-EN 16002:2010 en Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van de weerstand tegen 
windbelasting van mechanisch bevestigde flexibele dakbanen voor 
waterafdichting
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NEN-ISO 4635:2011 en Gevulcaniseerde rubber - Voorgevormde voegafdichtingen voor gebruik 
tussen betonnen bestratingselementen voor snelwegen - Specificaties

NEN-EN-ISO 7389:2003 en Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Bepaling van de terugvering

NEN-EN-ISO 7390:2003 en Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Bepaling van de weerstand 
tegen uitzakken

NEN-EN-ISO 8339:2005 en Bouwconstructies - Bepaling van de trekeigenschappen (uitrekking tot 
breuk)

NEN-EN-ISO 8340:2005 en Bouwconstructies - Voegkit - Bepaling van de trekeigenschappen bij 
constante rek

NEN-EN-ISO 8394-1:2010 en Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Part 1: Bepaling van de 
spuitbaarheid van kit

NEN-EN-ISO 8394-2:2010 en Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Deel 2: Bepaling van 
verspuitbaarheid met gebruik van een gestandariseerd apparaat

NEN-EN-ISO 8394-2:2010/C11:2011 
en;fr;de

Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Deel 2: Bepaling van 
verspuitbaarheid met gebruik van een gestandariseerd apparaat

NEN-EN-ISO 9046:2005 en Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Bepaling van het breukgedrag 
bij constante temperatuur

NEN-EN-ISO 9047:2003 en Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Bepaling van de 
adhesie/cohesie-eigenschappen voor afdichtingsproducten bij 
verschillende temperaturen

NEN-EN-ISO 9047:2003/C1:2009 en Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Bepaling van de 
adhesie/cohesie-eigenschappen voor afdichtingsproducten bij 
verschillende temperaturen

NEN-EN-ISO 10563:2005 en Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de verandering in massa en 
volume

NEN-EN-ISO 10590:2005 en Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de trekeigenschappen van 
voegkitten na onderdompeling in water

NEN-EN-ISO 10591:2005 en Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de adhesie/cohesie-
eigenschappen van voegkitten na onderdompeling in water

NEN-EN-ISO 11431:2002 en Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Bepaling van het adhesie-
/cohesiegedrag na blootstelling aan warmte en na kunstmatige belichting 
door glas en na inwerking van water

NEN-EN-ISO 11432:2005 en Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de drukweerstand van 
voegkitten

NEN-ISO 11527:2010 en Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Beproevingsmethode om de 
vezeligheid van kit te bepalen

NEN-EN-ISO 11600:2003 en Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Classificatie en eisen voor 
afdichtingen

NEN-EN-ISO 11600:2003/A1:2011 en Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Classificatie en eisen voor 
afdichtingen

NEN-ISO 16938-1:2008 en Bouwconstructies - Bepaling van de verkleuring van poreuze 
ondergronden door kitvoegen gebruikt in voegen - Deel 1: Beproeving 
onder druk

NEN-ISO 16938-2:2008 en Bouwconstructies - Bepaling van de verkleuring van poreuze 
ondergronden door kitvoegen gebruikt in voegen - Deel 2: Beproeving 
zonder druk

NEN 3411:1990 nl Voegen - Termen en definities
NEN 3413:1994 nl Schuimbanden - Eisen en beproevingsmethoden
NEN 6050:2009 nl Ontwerpvoorwaarden voor brandveilig werken aan daken - Gesloten 

dakbedekkingssystemen

NEN-EN 822:1994 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
lengte en de breedte

91.100.60 - Warmte- en geluidisolatiematerialen
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NEN-EN 823:1995 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
dikte

NEN-EN 824:1995 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
haaksheid

NEN-EN 825:1995 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
vlakheid

NEN-EN 826:1996 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
samendrukbaarheid

NEN-EN 1602:1997 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
schijnbare dichtheid

NEN-EN 1602:1997/C1:1997 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
schijnbare dichtheid

NEN-EN 1603:1997 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
dimensionele stabiliteit bij gewone laboratoriumomstandigheden 
(23°C/50% relatieve vochtigheid)

NEN-EN 1603:1997/C1:1997 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
dimensionele stabiliteit bij gewone laboratoriumomstandigheden (23 
°C/50 % relatieve vochtigheid)

NEN-EN 1604:1997 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
dimensionele stabiliteit bij gespecificeerde temperatuurs- en 
vochtigheidsomstandigheden

NEN-EN 1604:1997/C1:1997 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
dimensionele stabiliteit bij gespecificeerde temperatuurs- en 
vochtigheidsomstandigheden

NEN-EN 1605:1997/C1:1997 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
vervorming bij gespecificeerde drukbelasting en 
temperatuursomstandigheden

NEN-EN 1605:1997 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
vervorming bij gespecificeerde drukbelasting en 
temperatuursomstandigheden

NEN-EN 1606:1997/C1:1997 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
kruip bij drukbelasting

NEN-EN 1606:1997 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
kruip bij drukbelasting

NEN-EN 1607:1997/C1:1997 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
treksterkte loodrecht op het plaatvlak

NEN-EN 1607:1997 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
treksterkte loodrecht op het plaatvlak

NEN-EN 1608:1997/C1:1997 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
treksterkte evenwijdig aan het plaatvlak

NEN-EN 1608:1997 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
treksterkte evenwijdig aan het plaatvlak

NEN-EN 1609:1997/C1:1997 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
wateropname bij kortstondige gedeeltelijke onderdompeling

NEN-EN 1609:1997 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
wateropname bij kortstondige gedeeltelijke onderdompeling

NEN-EN 1946-1:1999 en Thermische eigenschappen van bouwproducten en bouwonderdelen - 
Specifieke criteria voor de beoordeling van laboratoria bij de uitvoering 
van metingen voor de bepaling van de warmteoverdrachtseigenschappen - 
Deel 1: Algemene criteria

NEN-EN 1946-2:1999 en Thermische eigenschappen van bouwproducten en bouwonderdelen - 
Specifieke criteria voor de beoordeling van laboratoria bij de uitvoering 
van metingen voor de bepaling van de warmteoverdrachtseigenschappen - 
Deel 2: Metingen met behulp van de methode met afgeschermde "hot 
plate"
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NEN-EN 1946-3:1999 en Thermische eigenschappen van bouwproducten en bouwonderdelen - 
Specifieke criteria voor de beoordeling van laboratoria bij de uitvoering 
van metingen voor de bepaling van de warmteoverdrachtseigenschappen - 
Deel 3: Metingen met behulp van de methode met warmtestroommeter

NEN-EN 12086:1997 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
waterdampdoorlatendheidseigenschappen

NEN-EN 12087:1997 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
wateropname bij langdurige onderdompeling

NEN-EN 12088:1997 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
wateropname door diffusie

NEN-EN 12089:1997 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van het 
gedrag bij belasting op buiging

NEN-EN 12090:1997 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van het 
gedrag bij belasting op afschuiving

NEN-EN 12091:1997 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
weerstand tegen de wisseling vriezen en dooien

NEN-EN 12430:1998 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van het 
gedrag bij puntbelasting

NEN-EN 12939:2000 en Thermische eigenschappen van bouwmaterialen en producten - Bepaling 
van de warmteweerstand volgens de methoden met de afgeschermde "hot 
plate" en de warmtestroommeter - Dikke producten met een hoge en een 
gemiddelde warmteweerstand

NEN-EN 13162:2009 en Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig 
vervaardigde (MW) producten van minerale wol

NEN-EN 13163:2009 en Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig 
vervaardigde producten van geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) - 
Specificatie

NEN-EN 13164:2009 en Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig 
vervaardigde producten van geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS) - 
Specificatie

NEN-EN 13165:2009 en Producten voor de thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig 
vervaardigde producten van hard polyurethaanschuim (PUR) - Specificatie

NEN-EN 13166:2009 en Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig 
vervaardigde producten van fenolschuim - Specificatie

NEN-EN 13167:2009 en Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig 
vervaardigde producten van cellulair glas (CG) - Specificatie

NEN-EN 13168:2009 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig 
vervaardigde producten van houtwol - Specificatie

NEN-EN 13169:2009 en Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig 
vervaardigde producten van geëxpandeerd perliet (EPB) - Specificatie

NEN-EN 13170:2009 en Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig 
vervaardigde producten van geëxpandeerde kurk (ICB) - Specificatie

NEN-EN 13171:2009 en Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig 
vervaardigde (WF) producten van houtvezel - Specificatie

NEN-EN 13172:2008 en Producten voor thermische isolatie - Conformiteitsbeoordeling
NEN-EN 13467:2001 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële 

installaties - Bepaling van afmetingen, haaksheid en rechtheid van 
voorgevormde leidingisolatie

NEN-EN 13468:2001 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële 
installaties - Bepaling van sporengrootheden van in water oplosbaar 
chloride, fluoride, silicaat, en natriumionen en pH
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NEN-EN 13469:2001 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële 
installaties - Bepaling van de waterdampdoorlatendheidseigenschappen 
van voorgevormde leidingisolatie

NEN-EN 13470:2001 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële 
installaties - Bepaling van de schijnbare dichtheid van voorgevormde 
leidingisolatie

NEN-EN 13471:2001 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële 
installaties - Bepaling van de thermische uitzettingscoëfficiënt

NEN-EN 13472:2001 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële 
installaties - Bepaling van de wateropname bij kortstondige gedeeltelijke 
onderdompeling van voorgevormde leidingisolatie

NEN-EN 13494:2002 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
hechtsterkte van de lijm en van de wapeningsmortel ten opzichte van 
thermisch isolatiemateriaal

NEN-EN 13495:2002 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
hechtsterkte van buitengevelisolatiesystemen (ETICS) (schuimblokproef)

NEN-EN 13496:2002 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
mechanische eigenschappen van glasvezelwapeningsweefsels

NEN-EN 13497:2002 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
weerstand tegen mechanische belasting van buitengevelisolatiesystemen 
(ETICS)

NEN-EN 13498:2002 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
penetratieweerstand van buitengevelisolatiesystemen (ETICS)

NEN-EN 13499:2003 en Thermische isolatieproducten voor gebouwen - 
Buitengevelisolatiesystemen (ETICS) gebaseerd op geëxpandeerd 
polystyreen - Specificatie

NEN-EN 13500:2003 en Thermische isolatieproducten voor gebouwen - 
Buitengevelisolatiesystemen (ETICS) gebaseerd op minerale wol - 
Specificatie

NEN-EN 13793:2003 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van het 
gedrag onder cyclische belasting

NEN-EN 13820:2003 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van het 
gehalte aan organische bestanddelen

NEN-EN 13950:2005 en Samengestelde panelen van gipsplaten voor thermische en geluidisolatie - 
Definities, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14063-1:2004 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - In-situ gevormde 
geëxpandeerd lichtgewicht kleiproducten (LWA) - Deel 1: Specificatie 
voor los gestorte producten vóór de installatie

NEN-EN 14063-1:2004/C1:2007 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - In-situ gevormde 
geëxpandeerd lichtgewicht kleiproducten (LWA) - Deel 1: Specificatie 
voor los gestorte producten vóór de installatie

NEN-EN 14064-1:2010 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - In-situ gevormde 
los gestorte minerale wol producten - Deel 1: Specificatie voor los gestorte 
producten vóór de installatie

NEN-EN 14064-2:2010 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - In-situ gevormde 
los gestorte minerale wol (MW) producten - Deel 2: Specificatie voor de 
geïnstalleerde producten

NEN-EN 14303:2009 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële 
installaties - Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol 
(MW) - Specificatie

NEN-EN 14304:2009 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële 
installaties - Fabrieksmatig vervaardigde producten van flexibel 
elastomeerschuim (FEF) - Specificatie
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NEN-EN 14305:2009 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële 
installaties - Fabrieksmatig vervaardigde producten van cellulair glas (CG) 
- Specificatie

NEN-EN 14306:2009 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële 
installaties - Fabrieksmatig vervaardigde producten van calciumsilicaat 
(CS) - Specificatie

NEN-EN 14307:2009 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële 
installaties - Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxtrudeerd 
polystyreenschuim (XPS) - Specificatie

NEN-EN 14308:2009 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële 
installaties - Fabrieksmatig vervaardigde producten van hard 
polyurethaanschuim (PUR) en polyisocyanuraatschuim (PIR) - 
Specificatie

NEN-EN 14309:2009 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële 
installaties - Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd 
polystyreenschuim (EPS) - Specificatie

NEN-EN 14313:2009 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële 
installaties - Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
polyethyleenschuim (PEF) - Specificatie

NEN-EN 14314:2009 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële 
installaties - Fabrieksmatig vervaardigde producten van fenolschuim (PF) - 
Specificatie

NEN-EN 14316-1:2004 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - In-situ gevormde 
thermische isolatie producten van geëxpandeerd perliet (EP) - Deel 1: 
Specificatie voor gelijmde en los gestorte producten vóór de installatie

NEN-EN 14316-2:2007 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - In-situ gevormde 
thermische isolatie producten van geëxpandeerd perliet (EP) - Deel 2: 
Specificatie voor de geïnstalleerde producten

NEN-EN 14317-1:2004 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - In-situ gevormde 
thermische isolatieproducten van geëxfolieerd vermiculiet (EV) - Deel 1: 
Specificatie voor gelijmde en los gestorte producten vóór de installatie

NEN-EN 14317-2:2007 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - In-situ gevormde 
thermische isolatieproducten van geëxfolieerd vermiculiet (EV) - Deel 2: 
Specificatie voor de geïnstalleerde producten

NEN-EN 14509:2006 en Zelfdragende metalen sandwichpanelen - Fabrieksproducten - 
Specificaties

NEN-EN 14509:2006/C1:2008 en Zelfdragende metalen sandwichpanelen - Fabrieksproducten - 
Specificaties

NEN-EN 14706:2005 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële 
installaties - Bepaling van de maximale bedrijfstemperatuur

NEN-EN 14707:2005+A1:2007 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële 
installaties - Bepaling van de maximale bedrijfstemperatuur voor 
voorgevormde leidingisolatie

NPR-CEN/TR 15131:2006 en Thermische eigenschappen van bouwproducten - Het gebruik van 
interpolatievergelijkingen in relatie tot thermische metingen van dikke 
proefstukken - Afgeschermde "hot plate" en warmtestroommeterapparaat

NEN-EN 15599-1:2010 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële 
installaties - In-situ gevormde thermische isolatie van geëxpandeerd 
perliet (EP) producten - Deel 1: Specificatie voor de verlijmde en los 
gestorte producten vóór installatie
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NEN-EN 15599-2:2010 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële 
installaties - In-situ gevormde thermische isolatie van geëxpandeerd 
perliet (EP) producten - Deel 2: Specificatie voor de geïnstalleerde 
producten

NEN-EN 15600-1:2010 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële 
installaties - In-situ gevormde geëxfolieerd vermiculiet (EV) producten - 
Deel 1: Specificatie voor de verlijmde en los gestorte producten vóór 
installatie

NEN-EN 15600-2:2010 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële 
installaties - In-situ gevormde geëxfolieerd vermiculiet (EV) producten - 
Deel 2: Specificatie voor de geïnstalleerde producten

NEN-EN 15715:2009 en Thermische isolatieproducten - Instructies voor bevestigingen en 
aansluitingen voor reacties op brandbeproevingen - Fabrieksmatig 
vervaardigde producten

NEN-ISO 4898:2010 en Harde schuimkunststoffen - Thermische isolatieproducten voor gebouwen -
Specificaties

NEN-EN-ISO 8497:1997 en Thermische isolatie - Bepaling van de stationaire 
warmtegeleidingseigenschappen van warmteïsolatie van leidingen

NEN-ISO 9076-2:2008 en Thermische isolatie - Los gestorte minerale wol voor horizontale 
toepassingen in geventileerde dakruimten - Deel 2: 
Verantwoordelijkheden van de verwerkers

NEN-ISO 9774:2004 en Materialen voor isolatie van gebouwen - Richtlijnen voor de selectie van 
eigenschappen

NEN-ISO 12623:2011 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële 
installaties - Bepaling van de wateropname bij kortstondige gedeeltelijke 
onderdompeling van voorgevormde leidingisolatie

NEN-ISO 12624:2011 en Materialen voor de thermische isolatie - Bepaling van gehalte van in water 
oplosbaar chloride, fluoride, silicaat en natriumionen en pH

NEN-ISO 12628:2011 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële 
installaties - Bepaling van de afmetingen, haaksheidheid en rechtheid van 
voorgevormde leidingisolatie

NEN-ISO 12629:2011 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële 
installaties - Bepaling van de waterdampdoorlatendheidseigenschappen 
van voorgevormde leidingisolatie

NEN-ISO 12968:2010 en Thermische isolatieproducten voor gebouwen - Bepaling van de weerstand 
tegen lostrekken van buitengevelisolatiesystemen (ETICS) 
(schuimblokkenproef)

NEN-EN-ISO 13787:2003 en Thermische isolatiematerialen voor gebouw- en industriële installaties - 
Bepaling van de gedeclareerde waarde voor thermische geleiding

NEN-EN-ISO 23993:2010 en Thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties - 
Ontwerpwaarden voor warmtegeleiding

NEN-ISO 29803:2010 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
weerstand tegen mechanische belasting van buitengevelisolatiesystemen 
(ETICS)

NEN-ISO 29804:2010 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
hechtsterkte van de lijm en van de wapeningsmortel ten opzichte van 
thermisch isolatiemateriaal

NEN-ISO 29805:2009 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
mechanische eigenschappen van glasvezelwapeningsweefsels

NEN 3660:1988 nl Gevelvullingen - Luchtdoorlatendheid, stijfheid en sterkte - 
Beproevingsmethoden

NEN 3661:1988 nl Gevelvullingen - Luchtdoorlatendheid, waterdichtheid, stijfheid en sterkte -
Eisen

91.100.99 - Bouwmaterialen, overige
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NEN-EN 1051-2:2007 en Glas voor gebouwen - Glazen stenen en glazen vloertegels - Deel 2: 
Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

NEN-EN 1279-2:2002 en Glas voor gebouwen - Isolerend glas - Deel 2: Lange-
duurbeproevingsmethode en eisen voor vochtindringing

NEN-EN 1937:1999 en Beproevingsmethode voor hydraulisch overhardende vloer en/of 
egalisatiemengsels - Standaardmengmethode

NEN-EN 12087:1997/A1:2006 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
wateropname bij langdurige onderdompeling

NEN-EN 12430:1998/A1:2006 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van het 
gedrag bij puntbelasting

NEN-EN 12431:1998/A1:2006 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de 
dikte van isolatieproducten in zwevende dekvloeren

NEN-EN 12600:2003 en Glas voor gebouwen - Slingerproef - Stootbelastingproef en classificatie 
voor vlakglas

NEN-EN 13408:2002 en Beproevingsmethoden voor hydraulisch uithardende 
vloeregalisatiemiddelen - Bepaling van de hechtsterkte

NEN-EN 13409:2002 en Beproevingsmethoden voor hydraulisch uithardende vloer- 
egalisatiemengsels - Bepaling van de hardingstijd

NEN-EN 13579:2002 en Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van 
betonconstructies - Beproevingsmethoden - Droogproef voor hydrofobe 
impregneermiddelen

NEN-EN 13851:2003 en Beproevingsmethoden voor hydraulisch uithardende vloer- en/of egali 
satiemengsels - Bepaling van de buig- en druksterkte

NEN-EN 13872:2004 en Beproevingsmethode voor uithardende vloer- en/of egali satiemengsels - 
Bepaling van krimp

HD 384-4-46:2001 en Elektrische installaties van gebouwen - Deel 4: Beschermingsmaatregelen -
Hoofdstuk 46: Scheiden en schakelen

HD 384-4-442:1997 en Elektrische installaties van gebouwen - Deel 4: Beschermingsmaatregelen -
Hoofdstuk 44: Beveiliging tegen overspanning - Sectie 442: 
Beveiligingsmaatregelen van laagspanningsinstallaties tegen aardfouten in 
hoogspanningssystemen

HD 384-4-482:1997 en Elektrische installaties van gebouwen - Deel 4: Beschermingsmaatregelen -
Hoofdstuk 48: Keuze van beschermingsmaatregelen in relatie tot 
uitwendige invloeden - Sectie 482: Bescherming tegen brand bij 
bijzondere risico's en gevaren

HD 384-4-482:1997/C1:1997 en Elektrische installaties van gebouwen - Deel 4: Beschermingsmaatregelen -
Hoofdstuk 48: Keuze van beschermingsmaatregelen in relatie tot 
uitwendige invloeden - Sectie 482: Bescherming tegen brand bij 
bijzondere risico's en gevaren

HD 384-5-51:1996 en Elektrische installaties van gebouwen - Deel 5: Keuze en installatie van 
elektrisch materieel - Hoofdstuk 51: Algemene bepalingen

HD 384-5-56:1985 en Elektrische installaties van gebouwen - Deel 5: Keuze en installatie van 
elektrisch materieel - Hoofdstuk 56: Veiligheidsystemen

HD 384-5-537:1998 en;fr Elektrische installaties van gebouwen - Deel 5: Keuze en installatie van 
elektrisch materieel - Hoofdstuk 53: Besturings- en beveiligingstoestellen, 
schakelaars en scheiders - Sectie 537: Schakelaars en scheiders (IEC 
60364-5-537:1981+A1:1989,gewijzigd)

HD 384-5-551:1997 en Elektrische installaties van gebouwen - Deel 5: Keuze en installatie van 
elektrisch materieel - Hoofdstuk 55: Overig - Sectie 559: 
Laagspanningsgenerator eenheden

HD 384-7-702:2002 en;fr Elektrische installaties van gebouwen - Deel 7: Bepalingen voor 
bijzondere installaties, ruimten en terreinen - Rubriek 702: Zwembaden en 
soortgelijke bassins

91.140.50 - Elektriciteitsvoorziening
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HD 384-7-708:1992 en Elektrische installaties van gebouwen - Deel 7: Bepalingen voor 
bijzondere installaties, ruimten en terreinen - Rubriek 708: Elektrische 
installaties op campings

HD 384-7-711:2003 en;fr Elektrische installaties van gebouwen - Deel 7-711: Bepalingen voor 
bijzondere installaties, ruimten en terreinen - Tentoonstellingen, shows en 
stands

HD 384-7-714:2001 en Elektrische installaties van gebouwen - Deel 7: Bepalingen voor 
bijzondere installaties of lokaties - Rubriek 714: Installaties voor 
buitenverlichting

HD 384-7-753:2002 en Elektrische installaties van gebouwen - Deel 7: Bepalingen voor 
bijzondere installaties of lokaties - Rubriek 753: Elektrische vloer- en 
plafondverwarmingssystemen

HD 621:1996 en Distributiekabels voor middenspanning met aderisolatie van 
geïmpregneerd papier

NPR-CWA 14642:2003 en Elektrische aansluiting voor warmte-krachtopwekking voor huishoudelijk 
gebruik - Eisen voor aansluiting op het openbare elektriciteitsnet voor icro-
warmte-kracht opwekkers voor huishoudelijk gebruik tot 16A per fase en 
laagspanningselektriciteitsnetten (230/400V)

NEN-EN 50110-1:2005 en Bedrijfsvoering van elektrische installaties
NEN-EN 50171:2001/C1:2001 en Noodverlichtingssystemen - Centrale voedingssystemen
NEN-EN 50171:2001 en Noodverlichtingssystemen - Centrale voedingssystemen
NEN-EN 50174-2:2009/A1:2011/AC:2011 
en

Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation 
planning and practices inside buildings

NEN-EN 50174-2:2009 en Informatietechnologie - Installatie van bekabeling - Deel 2: Planning en 
praktijk in gebouwen

NEN-EN 50174-2:2009/A1:2011 en Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation 
planning and practices inside buildings

NEN-EN 50310:2010 en Application of equipotential bonding and earthing in buildings with 
information technology equipment

NEN-EN 50470-1:2006 en;fr Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselspanning) - Deel 1: Algemene 
eisen, proeven en beproevingsomstandigheden - Meetapparatuur (klasse 
index A, B en C)

NEN-EN 50470-2:2006 en;fr Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselspanning) - Deel 2: Bijzondere 
eisen - Elektromechanische kilowattuurmeters (klasse index A en B )

NEN-EN 50470-3:2006 en;fr Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselspanning) - Deel 3: Bijzondere 
eisen - Statische kilowattuurmeters klasse index A, B en C)

NPR-CLC/TR 50479:2007 en Elektrische installatierichtlijn - Keuze en installatie van elektrisch 
materieel - Leidingsystemen - Beperking van temperatuursstijging van 
aansluitmiddelen

ES 59009:2000 en Inspectie, meting en beproeving van elektrische installaties in woningen 
en woongebouwen

NEN 10439-3:1991/A1:1994 en;fr Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen - Deel 3: Bijzondere eisen 
voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen, voor gebruik in 
ruimtes toegankelijk voor ondeskundig personeel - Verdeelborden

NEN 10439-3:1991 en;fr Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen - Deel 3: Bijzondere eisen 
voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen, voor gebruik in 
ruimtes toegankelijk voor ondeskundig personeel - Verdeelborden

NEN 10449:1980 en;fr Indeling van spanningen in laagspanningsinstallaties
NPR 10479-1:1996 en Gevolgen van stroom voor mensen en levende have - Deel 1: Algemene 

aspecten
NEN 10529:1992/C1:1993 en;fr Beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch materieel (IP-codering)
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NEN 10529:1992 en;fr Beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch materieel (IP-codering)

NEN 15013-2:1971/C1:1972 nl Leidingen met aderisolatie van polyvinylchloride voor vaste aanleg
NEN 15013-2:1971/A1:1981 nl Aanvulling op NEN 15013-2 - Leidingen met aderisolatie van 

polyvinylchloride voor vaste aanleg
NEN 15013-2:1971 en Leidingen met aderisolatie van polyvinylchloride voor vaste aanleg
NEN 15013-2:1971 nl Leidingen met aderisolatie van polyvinylchloride voor vaste aanleg
NEN-IEC 60050-826:2004 en;fr Internationale elektrotechnische woordenlijst - Deel 826: Elektrische 

installaties
HD 60364-1:2008 en Laagspanningsinstallaties - Deel 1: Fundamentele uitgangspunten, het 

vaststellen van algemene kenmerken, termen en definities
HD 60364-4-41:2007-08 en;fr Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 4-41: 

Beschermingsmaatregelen - Bescherming tegen elektrische schok
HD 60364-4-42:2011 en Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 4-42: 

Beschermingsmaatregelen - Bescherming tegen thermische effecten
HD 60364-4-43:2010 en Laagspanningsinstallaties - Deel 4-43: Beschermingsmaatregelen - 

Bescherming tegen overstroom
HD 60364-4-443:2006 en Elektrische installaties van gebouwen - Deel 4-44: 

Beschermingsmaatregelen - Bescherming tegen spanningsstoringen en 
elektromagnetische storingen - Hoofdstuk 443: Beveiliging tegen 
overspanningen van atmosferische oorsprong

HD 60364-4-444:2010 en Elektrische installaties van gebouwen - Deel 4-444: 
Beschermingsmaatregelen - Bescherming tegen spanningsstoringen en 
elektromagnetische storingen

HD 60364-4-444:2010/C1:2010 en Elektrische installaties van gebouwen - Deel 4-444: 
Beschermingsmaatregelen - Bescherming tegen spanningsstoringen en 
elektromagnetische storingen

HD 60364-5-51:2009 en Elektrische installaties van gebouwen - Deel 5-51: Keuze en installatie van 
elektrisch materieel - Algemene bepalingen

HD 60364-5-52:2011 en Elektrische installaties van gebouwen - Deel 5-52: Keuze en installatie van 
elektrisch materieel - Hoofdstuk 52: Leidingsystemen

HD 60364-5-54:2011 en Elektrische installaties van gebouwen - Deel 5-54: Keuze en installatie van 
elektrisch materieel - Aardingsvoorzieningen en beschermingsleidingen

HD 60364-5-534:2008 en Laagspanningsinstallaties - Deel 5-534: Keuze en installatie van elektrisch 
materieel - Isolatie, schakeling en controle - Rubriek 534: 
Beveiligingstoestellen tegen overspanning

HD 60364-6:2007 en;fr Laagspanningsinstallaties - Deel 6: Inspectie
HD 60364-7-701:2007 en;fr Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 7-701: Eisen voor bijzondere 

installaties of ruimten - Ruimten met een bad of douche
HD 60364-7-703:2005 en;fr Elektrische installaties van gebouwen - Deel 7-703: Bepalingen voor 

bijzondere installaties, ruimten en terreinen - Ruimten en cabines met een 
saunakachel

HD 60364-7-704:2007/C11:2008 en Laagspanningsinstallaties - Deel 7-704: Bepalingen voor bijzondere 
installaties, ruimten en terreinen - Installaties op bouw- en sloopterreinen

HD 60364-7-704:2007 en;fr Laagspanningsinstallaties - Deel 7-704: Bepalingen voor bijzondere 
installaties, ruimten en terreinen - Installaties op bouw- en sloopterreinen

HD 60364-7-705:2007 en;fr Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 7-705: Bepalingen voor 
bijzondere installaties, ruimten en terreinen - Land- en tuinbouwterreinen

HD 60364-7-705:2007/C11:2008 en Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 7-705: Bepalingen voor 
bijzondere installaties, ruimten en terreinen - Land- en tuinbouwterreinen
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HD 60364-7-706:2007 en;fr Laagspanningsinstallaties - Deel 7-706:Balingen voor bijzondere 
installaties, ruimten en terreinen - Uitvoeringsplaatsen met begrensde 
beweging

HD 60364-7-708:2009 en Laagspanningsinstallaties - Deel 7-708: Bepalingen voor bijzondere 
installaties of ruimten - Campings en vergelijkbare terreinen

HD 60364-7-709:2009/C1:2010 en Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 7-709: Bepalingen voor 
bijzondere installaties en ruimten - Jachthavens en vergelijkbare terreinen

HD 60364-7-709:2009 en Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 7-709: Bepalingen voor 
bijzondere installaties en ruimten - Jachthavens en vergelijkbare terreinen

HD 60364-7-715:2005 en;fr Elektrische installaties van gebouwen - Deel 7-715: Bepalingen voor 
bijzondere installaties, ruimten en terreinen - Verlichtingsinstallaties met 
zeer lage spanning

HD 60364-7-717:2010 en Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties - Deel 7-717: 
Aanvullende en bijzondere bepalingen - Mobiele of verplaatsbare 
eenheden

HD 60364-7-721:2009 en Laagspanningsinstallaties - Deel 7-721: Bepalingen voor bijzondere 
installaties, ruimten en terreinen - Elektrische installaties in caravans en 
campers

HD 60364-7-740:2006 en;fr Elektrische installaties van gebouwen - Deel 7-740: Bepalingen voor 
bijzondere installaties, ruimten en terreinen - Tijdelijke elektrische 
installaties voor constructies, attractietoestellen en kiosken op 
kermisterreinen, in attractieparken en op circusterreinen

NEN-EN-IEC 60439-3:1991/A2:2001 en;fr Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen - Deel 3: Bijzondere eisen 
voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen, voor gebruik in 
ruimtes toegankelijk voor ondeskundig personeel - Verdeelborden

NEN-EN-IEC 60439-3:1991/C13:2009 
en;fr

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen - Deel 3: Bijzondere eisen 
voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen, voor gebruik in 
ruimtes toegankelijk voor ondeskundig personeel - Verdeelborden

NEN-EN-IEC 60529:1992/A1:2000 en;fr Beschermingsgraden van omhulsels (IP-codering)

NEN-EN-IEC 61140:2002/A1:2006 en;fr Bescherming tegen elektrische schok - Gemeenschappelijke maatregelen 
voor installaties en materieel

NEN-EN-IEC 61140:2002 en;fr Bescherming tegen elektrische schokken - Gecombineerde maatregelen 
voor installatie en materieel

NPR-IEC/TS 61201:2007 en Gebruik van grenswaarde van de aanrakingsspanning - Leidraad voor de 
toepassing

NPR-IEC 62051:1999 en;fr Elektriciteitsmeting - Termen en definities
NEN-EN-IEC 62053-31:1998 en;fr Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom) - Algemene eisen - 

Deel 31: Impulsuitgang voor elektromechanische en elektronische meters 
(alleen 2-draads)

NEN-EN-IEC 62053-52:2005 en;fr Apparatuur voor elektriciteitsmeting (AC) - Algemene eisen - Deel 52: 
Symbolen

NEN-EN-IEC 62053-61:1998 en;fr Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom) - Algemene eisen - 
Deel 61: Opgenomen vermogen en eisen aan de spanning

NEN-EN-IEC 62054-11:2004 en Elektriciteitsmeting (a.c.) - Tariefsturing en belastingregeling - Deel 11: 
Speciale eisen voor elektronische toonfrequent-ontvangers

NEN-EN-IEC 62054-21:2004 en Elektriciteitsmeting (a.c.) - Tariefsturing en belastingregeling - Deel 21: 
Speciale eisen voor schakelklokken

NPR-IEC/TR 62055-21:2005 en Elektriciteitsmeting - Betalingssystemen - Deel 21: Raamwerk voor 
normalisatie

NEN-EN-IEC 62055-31:2006 en Elektriciteitsmeting - Betalingssystemen - Deel 31: Speciale eisen - 
Statische betalingsmeters voor actieve energie (klasse 1 en 2)

NEN-EN-IEC 62055-31:2006/C1:2008 en Elektriciteitsmeting - Betalingssystemen - Deel 31: Speciale eisen - 
Statische betalingsmeters voor actieve energie (klasse 1 en 2)
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NEN-IEC 62055-41:2007 en Elektriciteitsmeting - Betalingssystemen - Deel 41: Standaard overdracht 
specificatie (STS) - Protocol van de toepassingslaag voor eenrichting 
distributieverbindingen

NEN-IEC 62055-51:2007 en Elektriciteitsmeting - Betalingssystemen - Deel 51: Standaard overdracht 
specificatie (STS) - Fysieke laag protocol voor eenrichting nummerieke en 
magnetische kaart token distriebutieverbindingen

NEN-IEC 62055-52:2008 en Elektriciteitsmeting - Betalingssystemen - Deel 52: Standaard overdracht 
specificatie (STS) - Fysieke laag protocol voor tweerichting virtuele 
tokendrager voor directe distriebutieverbindingen

NEN-EN-IEC 62056-21:2002 en;fr Elektriciteitsmeting - Gegevensuitwisseling voor meteraflezing, 
tariefsturing en belastingsregeling - Deel 21: Directe lokale 
gegevensuitwisseling

NEN-EN-IEC 62056-31:2000 en;fr Elektriciteitsmeting - Gegevensuitwisseling voor meteraflezing, 
tariefsturing en belastingsregeling - Gebruik van lokale netwerken op 
paarsgewijs gedraaid draad met draaggolfsignaaloverdracht

NPR-IEC 62056-41:1999 en;fr Elektriciteitsmeting - Gegevensuitwisseling voor meteraflezing, 
tariefsturing en belastingsregeling - Deel 41: Gegevensuitwisseling met 
gebruik van lokale netwerken - Openbaar telefoonnetwerk (PSTN) met 
LINK+ protocol

NEN-EN-IEC 62056-42:2002 en;fr Elektriciteitsmeting - Gegevensuitwisseling voor meteraflezing, 
tariefsturing en belastingsregeling - Deel 42: Fysieke laag diensten en 
procedures voor verbindingsgeoriënteerde gegevensuitwisseling seling

NEN-EN-IEC 62056-46:2002/A1:2007 en Elektriciteitsmeting - Gegevensuitwisseling voor meteraflezing, 
tariefsturing en belastingregeling - Deel 46: Gegevensverbindingslaag met 
HDLC-protocollen 4

NEN-EN-IEC 62056-46:2002 en;fr Elektriciteitsmeting - Gegevensuitwisseling voor meteraflezing, 
tariefsturing en belastingsregeling - Deel 46: Gegevensverbindingslaag 
met HDLC-protocollen

NEN-EN-IEC 62056-47:2007 en Elektriciteitsmeting - Gegevensuitwisseling voor meteraflezing, 
tariefsturing en belastingsregeling - Deel 47: COSEM transportlagen voor 
IPv4 netwerken

NPR-IEC 62056-51:1999 en;fr Elektriciteitsmeting - Gegevensuitwisseling voor meteraflezing, 
tariefsturing en belastingsregeling - Deel 51: Protocollen voor de 
toepassingslaag

NPR-IEC 62056-52:1999 en;fr Elektriciteitsmeting - Gegevensuitwisseling voor meteraflezing, 
tariefsturing en belastingsregeling - Deel 52: DLMS-server

NEN-EN-IEC 62056-53:2007 en Elektriciteitsmeting - Gegevensuitwisseling voor meteraflezing, 
tariefsturing en belastingregeling - Deel 53: COSEM toepassingslaag

NEN-EN-IEC 62056-61:2007 en Elektriciteitsmeting - Gegevensuitwisseling voor meteraflezing, 
tariefsturing en belastingsregeling - Deel 61: Object Identificatie Systeem 
(OBIS)

NEN-EN-IEC 62056-62:2007 en Elektriciteitsmeting - Gegevensuitwisseling voor meteraflezing, 
tariefsturing en belastingsregeling - Deel 62: Interface klassen

NEN-EN-IEC 62058-11:2010 en Apparatuur voor elektriciteitsmeting - Aanvaardingskeuring - Deel 11: 
Algemene inspectiemethodes voor acceptatie

NEN-EN-IEC 62058-21:2010 en Apparatuur voor elektriciteitsmeting - Acceptatiekeuring - Deel 21: 
Bijzondere eisen voor elektromechanische meters voor actieve energie 
(klasse 0,5, 1 en 2 en klasse index A en B)

NEN-EN-IEC 62058-31:2010 en Apparatuur voor elektriciteitsmeting - Acceptatiekeuring - Deel 31: 
Bijzondere eisen voor statische meters voor actieve energie (klasse 0,2 S, 
0,5 S, 1 and 2 en klasse index A, B en C)

NPR-IEC/TR 62059-11:2002 en;fr Apparatuur voor elektriciteitsmeting - Betrouwbaarheid - Deel 11: 
Algemene begrippen
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NPR-IEC/TR 62059-21:2002 en;fr Apparatuur voor elektriciteitsmeting - Betrouwbaarheid - Deel 21: 
Verzamelen van veldgegevens over de betrouwbaarheid van meters

NEN-EN-IEC 62059-31-1:2009/C1:2009 
en

Apparatuur voor elektriciteitsmeting - Betrouwbaarheid - Deel 31-1: 
Versnelde betrouwbaarheidsbeproeving - Verhoogde temperatuur en 
vochtigheid

NEN-EN-IEC 62059-31-1:2009 en Apparatuur voor elektriciteitsmeting - Betrouwbaarheid - Deel 31-1: 
Versnelde betrouwbaarheidsbeproeving - Verhoogde temperatuur en 
vochtigheid

NEN-EN-IEC 62059-41:2006 en;fr Apparatuur voor elektriciteitsmeting - Betrouwbaarheid - Deel 41: 
Betrouwbaarheidsvoorspelling

NPR-IEC/TR 62066:2002 en Overspannings- en stootspanningsbeveiliging in laagspanningsstelsels 
gevoed met wisselspanning - Algemene basisinformatie over de 
uitgangspunten

NEN-IEC 62103:2003 en;fr Elektronische apparatuur voor gebruik in krachtinstallaties
NEN 1010:2007+C1 cd-rom:2008 nl Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties (cd-rom)
NEN 
1010:2007+C1:2008/A1:2011+C1:2011 nl

Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN 1010:2007+C1:2008 nl Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
NEN 1020:1987 nl Contactdozen en contactstoppen voor huishoudelijk en dergelijk algemeen 

gebruik
NEN 1020:1987/A2:2004 nl Contactdozen en contactstoppen voor huishoudelijk en dergelijk algemeen 

gebruik
NEN 1041:2005 nl Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties
N 1251:1951 nl Stalen schuifbuis voor elektrische installaties
NEN 3113:1974 en Lasdozen, langwerpige trekdozen en montagedozen voor elektrische 

installaties
NEN 3113:1974 nl Lasdozen, langwerpige trekdozen en montagedozen voor elektrische 

installaties
NEN 3113:1974/A1:1990 nl Aanvulling op NEN 3113 - Lasdozen, langwerpige trekdozen en 

montagedozen voor elektrische installaties
NEN 3140:2011 nl Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning
NEN 3140:2011 Plus  nl Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning
NEN 3172:1979/A3:1999 nl Papierloodkabels voor sterkstroom - Constructie en keuring
NEN 3172:1979 nl Papierloodkabels voor sterkstroom - Constructie en keuring
NEN 3172:1979 en Papierloodkabels voor sterkstroom - Constructie en keuring
NEN 3174:1968 nl Voorschriften voor schuifbuis van hard polyvinylchloride (hard PVC) 

voor elektrische installaties
NEN 3174:1968/C1:1969 nl Voorschriften voor schuifbuis van hard polyvinylchloride (hard PVC) 

voor elektrische installaties
NEN 3194:1980 nl Rond koperdraad en kabel uit rond koperdraad
NEN 3241:1971 nl Voorschriften voor D-smeltveiligheden voor huishoudelijk en dergelijk 

algemeen gebruik
NEN 3241:1971/A1:1974 nl Aanvulling op NEN 3241 - Voorschriften voor D-smeltveiligheden voor 

huishoudelijk en dergelijk gebruik
NEN 3530:1970 nl Flexibele niet-metalen buis voor elektrische installaties
NVN 3603:2003 nl Kabels voor spanningen van 6 kV en hoger - Kabels met geïntegreerde 

optische vezels
NEN 3620:2003/C1:2003 nl Kabels geïsoleerd met vernet polyetheen voor spanningen van 6 kV tot en 

met 30 kV
NEN 3620:2003 nl Kabels geïsoleerd met vernet polyetheen voor spanningen van 6 kV tot en 

met 30 kV
NEN 3840:2011 nl Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Hoogspanning
NPR 5310:2007+A2:2010 nl Nederlandse Praktijkrichtlijn bij NEN 1010
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NTA 8012:2003 nl Beperking van schade als gevolg van brand van en via de elektrische 
leidingen in de elektrische installatie

NTA 8025:2005/C1:2006 nl Periodieke beoordeling van de veiligheid van technische installaties en 
technische voorzieningen in woningen

NTA 8025:2005 nl Periodieke beoordeling van de veiligheid van technische installatiesen 
technische voorzieningen in woningen

NTA 8044:2009 nl Technische omschrijving van elektrotechnische woninginstallaties volgens 
het Elux-installatieconcept

NTA 8493:2007 en Kleine aan het net gekoppelde fotovoltaïsche systemen
NTA 8494:2004 en Kwalificatiemetingen voor netgekoppelde PV inverters

NEN-EN 625:1995 en Centrale verwarmingsketels - Specifieke eisen voor het huishoudelijk 
warm-watergebruik van combi-ketels met een nominale belasting tot 70 
kW

NEN-EN 806-1:2000 en Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen - Deel 1: Algemeen
NEN-EN 806-1:2000/A1:2001 nl Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen - Deel 1: Algemeen
NEN-EN 806-1:2000/A1:2001 en Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen - Deel 1: Algemeen
NEN-EN 806-2:2005 en Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen - Deel 2: Ontwerp
NEN-EN 806-3:2006 en Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen - Deel 3: 

Leidingdimensionering - Vereenvoudigde methode
NEN-EN 806-4:2010 en Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen - Deel 4: Installatie
NEN-EN 817:2008 en Sanitaire kranen - Mechanisch instelbare mengkranen (PN10) - Algemene 

technische eisen
NPR-CEN/TR 852:2011 en Kunststofleidingsystemen voor het transport van drinkwater - Migratie-

onderzoek - Leidraad voor de interpretatie van migratiewaarden bepaald 
op laboratoriumschaal

NEN-EN 881:2004 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Aluminiumchloride (monomeer), 
aluminiumchloridehydroxide (monomeer) en 
aluminiumchloridehydroxidesulfaat (monomeer)

NEN-EN 882:2004 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Natriumaluminaat

NEN-EN 883:2004 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Polyaluminiumchloridehydroxide en 
polyaluminiumchloridehydroxidesulfaat

NEN-EN 885:2004 en Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Polyaluminiumhydroxidechloridesilicaat

NEN-EN 886:2004 en Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Polyaluminium hydroxide silicaat sulfaat

NEN-EN 887:2004 en Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Aluminiumijzer (III) sulfaat

NEN-EN 888:2004 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - IJzer (III) chloride

NEN-EN 889:2004 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - IJzer (II) sulfaat

NEN-EN 890:2004 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Vloeibaar IJzer (III) sulfaat

NEN-EN 891:2004 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - IJzer (III) chloridesulfaat

NEN-EN 899:2009 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Zwavelzuur

NEN-EN 935:2004 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Aluminiumijzer(III) chloride en aluminiumijzer(III) 
chloridehydroxide (monomeer)

91.140.60 - Drinkwatervoorziening
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NEN-EN 974:2003 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Fosforzuur

NEN-EN 1074-1:2000 en Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de geschiktheid en de 
beproevingen ervan - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 1074-1:2000 nl Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de geschiktheid en de 
beproevingen ervan - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 1074-4:2000 en Afsluiters voor de watervoorziening - Eisen aan de geschiktheid voor 
gebruik en de beproeving ervan - Deel 4: Beluchtings- en 
ontluchtingskleppen

NEN-EN 1074-5:2001 en Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de geschiktheid en de 
beproeving ervan - Deel 5: Regelkleppen

NEN-EN 1198:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Natriumdiwaterstoffosfaat

NEN-EN 1199:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Dinatriumwaterstoffosfaat

NEN-EN 1200:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Natriumfosfaat

NEN-EN 1201:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Kaliumdiwaterstoffosfaat

NEN-EN 1202:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Dikaliumwaterstoffosfaat

NEN-EN 1203:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Trikaliumfosfaat

NEN-EN 1204:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Calcium tetrawaterstof in orthofosfaat

NEN-EN 1205:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Dinatriumdiwaterstofpyrofosfaatzuur

NEN-EN 1206:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water voor menselijke consumptie - 
Tetranatriumpyrofosfaat

NEN-EN 1207:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijk 
consumptie - Tetrakalium pyrofosfaat

NEN-EN 1208:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Natriumcalciumpolyfosfaat

NEN-EN 1210:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Natriumtripolyfosfaat

NEN-EN 1211:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Kaliumtripolyfosfaat

NEN-EN 1212:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Natriumpolyfosfaat

NEN-EN 1213:1999 en Kranen in gebouwen - Stopkranen van koperlegeringen voor de 
drinkwatervoorziening in gebouwen - Beproevingen en eisen

NVN-ENV 1452-6:2001 en Kunststofleidingsystemen voor de drinkwatervoorziening - 
Ongeplasticeerd poly(vinylchloride) (PVC-U) - Deel 6: Leidraad voor de 
installatie

NVN-ENV 1452-7:2001 en Kunststofleidingsystemen voor de drinkwatervoorziening - 
Ongeplasticeerd poly(vinylchloride) (PVC-U) - Deel 7: Richtlijnen voor 
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1487:2000 en Appendages in gebouwen - Inlaatcombinaties voor warmwatersystemen 
met ontlastvoorziening voor water en stoom - Beproevingen en eisen

NEN-EN 1488:2000 en Appendages in gebouwen - Inlaatcombinaties voor gesloten 
warmwatertoestellen - Beproevingen en eisen

NEN-EN 1489:2000 en Appendages in gebouwen - Drukontlastkleppen voor water en stoom - 
Beproevingen en eisen

NEN-EN 1490:2000 en Appendages in gebouwen - Gecombineerde temperatuur- en 
drukbeveiliging met ontlastvoorziening - Beproevingen en eisen
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NEN-EN 1491:2000 en Appendages in gebouwen - Drukontlastkleppen voor water - 
Beproevingen en eisen

NEN-EN 1508:1998 en Drinkwatervoorziening - Eisen voor systemen en onderdelen voor de 
opslag van water

NEN-EN 1567:1999 en Kranen in gebouwen - Waterdruk reducerende kleppen en waterdruk 
reducerende combinatiekleppen - Eisen en beproevingen

NEN-EN 1717:2000 en Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in waterinstallaties en 
algemene eisen voor inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging door 
terugstroming

NVN-ENV 12108:2001 en Kunststofleidingsystemen - Leidraad voor de installatie in gebouwen van 
drukleidingsystemen voor warm en koud water bestemd voor menselijke 
consumptie

NEN-EN 12124:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Natriumsulfiet

NEN-EN 12125:2005 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Natriumthiosulfaat

NEN-EN 12201-1:2003 en Kunststofleidingsystemen voor de drinkwatervoorziening - Polyetheen 
(PE) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN 12201-2:2003 en Kunststofleidingsystemen voor de drinkwatervoorziening - Polyetheen 
(PE) - Deel 2: Buizen

NEN-EN 12201-3:2003 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorziening - Polyetheen (PE) - 
Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN 12201-4:2002 en Kunststofleidingsystemen voor de drinkwatervoorziening - Polyetheen 
(PE) - Deel 4: Kleppen

NEN-EN 12201-5:2003 en Kunststofleidingsystemen voor de drinkwatervoorziening - Polyetheen 
(PE) - Deel 5: Geschiktheid voor toepassing van het systeem

NPR-CEN/TS 12201-7:2003 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorziening - Polyetheen (PE) - 
Deel 7: Leidraad voor de conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 12502-1:2005 en Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor de beoordeling 
van corrosiewaarschijnlijkheid in water en opslagsystemen - Deel 1: 
Algemeen

NEN-EN 12502-2:2005 en Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor de beoordeling 
van corrosiewaarschijnlijkheid in water en opslagsystemen - Deel 2: 
Invloed van factoren op koper en koperlegeringen

NEN-EN 12502-3:2005 en Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor de beoordeling 
van corrosiewaarschijnlijkheid in water en opslagsystemen - Deel 3: 
Invloed van factoren op thermisch verzinkt ijzer en staal

NEN-EN 12502-4:2005 en Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor de beoordeling 
van corrosiewaarschijnlijkheid in water en opslagsystemen - Deel 4: 
Invloed van factoren op corrosievast staal

NEN-EN 12502-5:2005 en Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor de beoordeling 
van corrosiewaarschijnlijkheid in water en opslagsystemen - Deel 5: 
Invloed van factoren op gietijzer, ongelegeerde en laag-gelegeerd ijzer en 
staal

NEN-EN 12729:2002 en Beveiligingen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroming - Controleerbare terugstroombeveiliging met gereduceerde 
druk - Familie B - Type A

NEN-EN 12873-2:2005 en Invloed van materialen op water bestemd voor menselijke consumptie - 
Invloed als gevolg van migratie - Deel 2: Beproevingsmethode voor niet-
metallieke en niet-gebonden cementen voor ter plekke toegepaste 
materialen
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NEN-EN 12902:2004 en Materialen voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Anorganische filterhulp- en filtermaterialen - 
Beproevingsmethoden

NEN-EN 12904:2005 en Materialen voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Silicazand en silicagrind

NEN-EN 13052-1:2001 en Invloed van materialen op water bestemd voor menselijke consumptie - 
Organische materialen - Bepaling van de kleur en troebelheid van water in 
pijpleidingsystemen - Deel 1: Beproevingsmethode

NEN-EN 13076:2003 en Middelen ter voorkoming van verontreininging van drinkwater door 
terugstroming - Ongehinderde doorstroming - Familie A - Type A

NEN-EN 13077:2008 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroming - Vrije uitloop met een niet cirkelvormige overloop 
(onbegrensd) - Familie A - Type B

NEN-EN 13078:2003 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroming - Vrije uitloop met beluchte toevoerbuis en overloop - 
Familie A-Type C

NEN-EN 13079:2003 en Inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroming - Vrije uitloop met injector - Familie A - Type D

NEN-EN 13433:2006 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroom - Mechanische onderbrekers, direct gestuurd - Familie G, type 
A

NEN-EN 13434:2006 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroim - Mechanische onderbrekers, hydraulisch gestuurd - Familie 
G, Type B

NEN-EN 13443-1:2003+A1:2007 en Apparatuur voor het conditioneren van drinkwater binnen gebouwen - 
Mechanische filters - Deel 1: Deeltjesgrootte van 80 µm tot 150 µm - 
Eisen voor prestaties, veiligheid en beproevingen

NEN-EN 13443-2:2005+A1:2007 en Apparatuur voor het conditioneren van drinkwater binnen gebouwen - 
Mechanische filters - Deel 2: Deeltjesgrootte van 1 µm tot minder dan 80 
µm - Eisen voor functioneren, veiligheid en beproeving

NEN-EN 13757-1:2003 en Communicatiesysteem voor meters en het op afstand lezen van meters - 
Deel 1: Gegevensuitwisseling

NEN-EN 13828:2003 en Kranen in gebouwen - Met de hand bediende kogelkranen van 
koperlegeringen en roestvaststaal voor de drinkwatervoorziening in 
gebouwen - Beproevingsmethoden en eisen

NEN-EN 14095:2004 en Waterkwaliteit in gebouwen - Elektrolytische doseringssystemen met 
aluminium anodes - Eisen voor prestaties, veiligheid en beproeving

NEN-EN 14124:2004 en Inlaatkleppen voor stortbakken met overstroombeveiliging
NEN-EN 14154-1:2005+A2:2011 en Watermeters - Deel 1: Algemene eisen
NEN-EN 14154-2:2005+A2:2011 en Watermeters - Deel 2: Installatie- en gebruiksvoorschriften
NEN-EN 14154-3:2005+A2:2011 en Watermeters - Deel 3: Beproevingsmethoden en uitrusting
NEN-EN 14451:2005 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 

terugstroom - In-line anti-vacuümklep DN 8 tot DN 80 - Familie D - Type 
A

NEN-EN 14452:2005 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroom - Pijponderbreker met atmosferische ontluchting en bewegend 
element DN 10 tot DN 20 - Familie D, Type B

NEN-EN 14453:2005 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroom - Pijponderbreker met permanente atmosferische ontluchting 
DN 10 tot DN 20 - Familie D, Type C

NEN-EN 14454:2005 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroming - Slangkoppeling met terugstroombeveiliging DN 15 tot DN 
32 - Familie H, type A
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NEN-EN 14455:2005 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroming - Onder druk staande luchtinlaatkleppen DN 15 tot DN 50 - 
Familie L, type A en type B

NEN-EN 14506:2005 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroming - Automatische omleiding - Familie H, type C

NEN-EN 14622:2005 en Terugstroombeveiligingen voor drinkwater - Vrije uitloop met ronde 
overloop (begrensd) - Familie A, Type F

NEN-EN 14623:2005 en Terugstroombeveiligingen voor drinkwater - Vrije uitloop met minimum 
cirkeloverloop (verifiëren van metingbeproeving) - Familie A, Type G

NPR-CEN/TS 14632:2006 en Kunststofleidingsystemen voor rioleringen en watervoorziening, druk en 
drukloos - Glasvezelversterkte thermohardende kunststoffen (GVK) 
gebaseerd op onverzadigde polyesterharsen (UP) - Aanbevelingen voor de 
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 14652:2005+A1:2007 en Apparatuur voor het conditioneren van drinkwater in gebouwen - 
Membraanscheidingstoestellen - Eisen voor functioneren, veiligheid en 
beproeving

NEN-EN 14664:2004 en Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - IJzer(III)sulfaat, granulaat

NEN-EN 14743:2005+A1:2007 en Waterverbehandelingsapparatuur binnen gebouwen - Ontharders - Eisen 
voor functioneren, veiligheid en beproeving

NEN-EN 14812:2005+A1:2007 en Waterbehandelingsapparatuur binnen gebouwen - Chemische 
doseringssystemen - Vooraf ingestelde doseringssystemen - Eisen voor 
functioneren, veiligheid en beproeving

NEN-EN 14897:2006+A1:2007 en Waterbehandelingsapparatuur binnen gebouwen - UV-apparatuur op basis 
van lage druk kwik - Eisen voor functioneren, veiligheid en beproeving

NEN-EN 14898:2006+A1:2007 en Apparatuur voor het conditioneren van drinkwater binnen gebouwen - 
Actieve media filters - Eisen voor functioneren, veiligheid en beproeving

NEN-EN 15092:2008 en Kranen in gebouwen - Thermostatische warmwatertemperatuur 
reduceerventielen - Beproevingen en eisen

NEN-EN 15096:2008 en Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door 
terugstroming - Slangkoppeling met anti-vacuümklep - DN 15 tot DN 25 
inclusief Familie H, type B en type D - Algemene technische specificatie

NEN-EN 15161:2006 en Apparatuur voor het conditioneren van drinkwater binnen gebouwen - 
Installatie, gebruik, onderhoud en reparatie

NEN-EN 15219:2006+A1:2007 en Waterinstallaties in gebouwen - Nitraatverwijderingstoestellen - Eisen 
voor functioneren, veiligheid en beproeving

NEN-EN 15482:2007 en Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke 
consumptie - Natriumpermanganaat

NEN-EN 15848:2010 en Waterbehandelingsinstallaties in gebouwen - Regelbare chemische 
doseringssystemen - Eisen voor functioneren, veiligheid en beproeving

NPR-CEN-ISO/TS 15874-7:2004 en Kunststofleidingsystemen voor warm en koudwaterinstallaties - 
Polypropeen (PP) - Deel 7: Leidraad voor conformiteitsbeoordeling

NPR-CEN-ISO/TS 15875-7:2004 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - Vernet 
polyetheen (PE-X) - Deel 7: Leidraad voor conformiteitsbeoordeling

NPR-CEN-ISO/TS 15876-7:2004 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Polybuteen (PB) - Deel 7: Leidraad voor conformiteitsbeoordeling

NPR-CEN-ISO/TS 21003-7:2008 en Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties in 
gebouwen - Deel 7: Leidraad voor conformiteitsbeoordeling
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NEN-EN-IEC 61770:2009/C11:2011 en Elektrische toestellen verbonden met het waterleidingnet - Voorkomen 
van terughevelen van niet-drinkbaar water naar het net en het falen van 
slangstellen

NEN-EN-IEC 61770:2009 en Elektrische toestellen verbonden met het waterleidingnet - Voorkomen 
van terughevelen van niet-drinkbaar water naar het net en het falen van 
slangstellen

NEN-EN-ISO 1452-1:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen en voor boven- 
en ondergrondse rioolpersleiding - Ongeplasticeerd polyvinylchloride 
(PVC-U) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 1452-2:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen voor boven- en 
ondergrondse rioolpersleiding - Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-
U) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 1452-3:2010 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen en voor boven- 
en ondergrondse rioolpersleiding - Ongeplasticeerd polyvinylchloride 
(PVC-U) - Deel 3: Fittingen (corrected and reprinted)

NEN-EN-ISO 1452-4:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen en voor boven- 
en ondergrondse rioolpersleiding - Ongeplasticeerd polyvinylchloride 
(PVC-U) - Deel 4: Afsluiters

NEN-EN-ISO 1452-5:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen en voor boven- 
en ondergrondse rioolpersleiding - Ongeplasticeerd polyvinylchloride 
(PVC-U) - Deel 5: Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NEN-EN-ISO 3822-1:1999/A1:2009 en Akoestiek - Laboratoriumbeproevingen van de geluidemissie van 
installaties armaturen en toestellen gebruikt in waterleidinginstallaties - 
Deel 1: Meetmethode - Amendment 1: Meetonzekerheid

NEN-EN-ISO 3822-1:1999 en Akoestiek - Laboratoriumbeproevingen van de geluidemissie van 
installaties armaturen en toestellen gebruikt in waterleidinginstallaties - 
Deel 1: Meetmethode

NEN-EN-ISO 3822-2:1995 en Akoestiek - Laboratoriumbeproevingen van de geluidemissie van 
installaties armaturen en toestellen gebruikt in waterleidinginstallaties - 
Deel 2: Aansluitings- en gebruiksvoorwaarden voor tapkranen en 
mengkranen

NEN-EN-ISO 3822-3:1997 en Akoestiek - Laboratoriumbeproevingen van de geluidemissie van 
installaties armaturen en toestellen gebruikt in waterleidinginstallaties - 
Deel 3: Aansluitings- en gebruiksvoorwaarden voor doorstroomkranen en 
armaturen

NEN-EN-ISO 3822-3:1997/A1:2009 en Akoestiek - Laboratoriumbeproevingen van de geluidemissie van 
armaturen en toestellen gebruikt in waterleidinginstallaties - Deel 3: 
Aansluitings- en gebruiksvoorwaarden voor doorstroomkranen en 
armaturen

NEN-EN-ISO 3822-4:1997 en Akoestiek - Laboratoriumbeproevingen van de geluidemissie van 
installaties armaturen en toestellen gebruikt in waterleidinginstallaties - 
Deel 4: Aansluitings- en gebruiksvoorwaarden voor bijzondere armaturen

NEN-ISO 4064-2:2001 en Meting van de waterstroom in gesloten systemen - Meters voor koud 
drinkwater - Deel 2: Installatie-eisen en selectie

NEN-ISO 4064-3:1999 en Debietmeting van waterstromen in gesloten systemen - Meters voor koud 
drinkwater - Deel 3: Beproevingsmethoden en uitrusting

NEN-ISO 7858-2:2000 en Meting van de waterstroom in gesloten systemen - Combinatiemeters voor 
koud drinkwater - Deel 2: Installatie-eisen

NEN-ISO 10508:2006 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - Leidraad 
voor classificatie en ontwerp
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NEN-EN-ISO 13844:2000 en Kunststofleidingsystemen - Fittingen van ongeplasticeerd 
polyvinylchloride (PVC-U) met rubber-ringafdichtingen voor buizen van 
PVC-U - Beproevingsmethode voor de dichtheid bij onderdruk

NEN-EN-ISO 13845:2000 en Kunststofleidingsystemen - Mofverbindingen met een rubber-
ringafdichting voor gebruik met buizen van ongeplasticeerd 
polyvinylchloride (PVC-U) - Beproevingsmethode voor de dichtheid bij 
inwendige druk en met een hoekverdraaiing

NEN-EN-ISO 15874-1:2004/A1:2007 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Polypropeen (PP) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 15874-1:2004 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Polypropeen (PP) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 15874-2:2004/A1:2007 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Polypropeen (PP) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 15874-2:2004 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Polypropeen (PP) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 15874-3:2004 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Polypropeen (PP) - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN-ISO 15874-5:2004 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Polypropeen (PP) - Deel 5: Geschiktheid van het systeem

NEN-EN-ISO 15875-1:2004/A1:2007 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - Vernet 
polyetheen (PE-X) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 15875-1:2004 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - Vernet 
polyetheen (PE-X) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 15875-2:2004 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - Vernet 
polyetheen (PE-X) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 15875-2:2004/A1:2007 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Vernetpolyetheen (PE-X) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 15875-3:2004 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - Vernet 
polyetheen (PE-X) - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN-ISO 15875-5:2004 en Kunststofleidingsystemen voor warm en koud waterinstallaties - Vernet 
polyetheen (PE-X) - Deel 5: Geschiktheid voor de toepassing van het 
systeem

NEN-EN-ISO 15876-1:2004/A1:2007 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Polybuteen (PB) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 15876-1:2004 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Polybuteen (PB) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 15876-2:2004/A1:2007 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Polybuteen (PB) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 15876-2:2004 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Polybuteen (PB) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 15876-3:2004 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Polybuteen (PB) - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN-ISO 15876-5:2004 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Polybuteen (PB) - Deel 5: Geschiktheid voor de toepassing van het 
systeem

NEN-EN-ISO 15877-1:2009/A1:2010 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Gechloreerd poly(vinylchloride) (PVC-C) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 15877-1:2009 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Gechloreerd polyvinylchloride (PVC-C) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 15877-2:2009 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Gechloreerd polyvinylchloride (PVC-C) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 15877-2:2009/A1:2010 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Gechloreerd polyvinylchloride (PVC-C) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 15877-3:2009/A1:2010 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Gechloreerd polyvinylchloride (PVC-C) - Deel 3: Hulpstukken
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NEN-EN-ISO 15877-3:2009 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Gechloreerd polyvinylchloride (PVC-C) - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN-ISO 15877-5:2009 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Gechloreerd polyvinylchloride (PVC-C) - Deel 5: Geschiktheid voor de 
toepassing van het systeem

NEN-EN-ISO 15877-5:2009/A1:2010 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Gechloreerd polyvinylchloride (PVC-C) - Deel 5: Geschiktheid voor de 
toepassing van het systeem

NPR-CEN-ISO/TS 15877-7:2009 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Gechloreerd PVC (PVC-C) - Deel 7: Leidraad voor 
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN-ISO 21003-1:2008 en Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties in 
gebouwen - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 21003-2:2008 en Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties in 
gebouwen - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 21003-2:2008/A1:2011 en Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties in 
gebouwen - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 21003-3:2008 en Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties in 
gebouwen - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN-ISO 21003-5:2008 en Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties in 
gebouwen - Deel 5: Geschiktheid van het systeem

NPR-CEN-ISO/TS 21003-7:2008/A1:2010 
en

Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties in 
gebouwen - Deel 7: Leidraad voor conformiteitsbeoordeling

NEN-EN-ISO 22391-1:2009 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Temperatuurbestendige polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 22391-2:2009 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Temperatuurbestendige polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 22391-3:2009 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Temperatuurbestendige polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 3: Fittingen

NEN-EN-ISO 22391-5:2009 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Temperatuurbestendige polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 5: Geschiktheid 
voor de toepassing van het systeem

NEN-ISO 25780:2011 en Kunststofleidingsystemen voor druk en drukloze watervoorziening, 
irrigatie, drainage of riolering - Glasvezelversterkte 
kunststofleidingsystemen op basis van onverzadigde polyester hars (UP) - 
Buizen met flexibele hulpstukken bedoeld om te worden geïnstalleerd met 
behulp van gesloten front boortechnieken

NEN 1006:2002 nl Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI-2002)
NEN 1006:2002/A2:2008 nl Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI-2002)
NEN 1006+A3:2011 nl Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI-2002)
NVN 1225:2004 en Drinkwater - Bepaling van de biomassaproductiepotentie (BPP) van 

kunststof materialen, metalen en coatings in contact met (leiding)water

NEN 2286:1959/C1:1961 nl Beugels voor naadloze koperen pijpen
NEN 2286:1959 nl Beugels voor naadloze koperen pijpen
NEN 2544:1967 nl Wartelmoeren voor puntstukken voor gas- en waterleidingen
NEN 2546:1967 nl Puntstukken voor capillaire soldeerverbinding voor waterleidingen
NEN 2547:1967 nl Puntstukken met buitendraad voor waterleidingen
NEN 2548:1967 nl Pakkingringen voor puntstukken voor waterleidingen
NEN 2549:1968 nl Draadstukken voor capillaire soldeerverbinding voor driedelige 

koppelingen in gas- en waterleidingen
NEN 2550:1968 nl Draadstukken met buitendraad voor driedelige koppelingen in gas- en 

waterleidingen
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NEN 2552:1968 nl Draadstukken met binnendraad voor driedelige koppelingen in 
waterleidingen

NEN 2671:1970 nl Richtlijnen voor de aanleg van dienstleidingen van ongeplasticeerd 
polyvinylchloride voor het transport van drinkwater

NEN 7100:1969 nl Richtlijnen voor de aanleg van drinkwaterinstallaties met buizen van 
ongeplasticeerd polyvinylchloride

NEN 7106:1984 nl Kunststofdrinkwaterleidingen - Lijmen voor verbindingen tot en met 90 
mm in ongeplasticeerd PVC en van PVC/CPE - Eisen en 
beproevingsmethoden

NEN 7107:1986 nl Kunststofdrinkwaterleidingen - Trekvaste koppelingen van 
ongeplasticeerd PVC voor buizen van ongeplasticeerd PVC - Eisen en 
beproevingsmethoden

NEN 7108:1982/C1:1982 nl Bochten vervaardigd van waterleidingbuizen van ongeplasticeerd PVC

NEN 7108:1982 nl Bochten vervaardigd van waterleidingbuizen van ongeplasticeerd PVC

NEN 7116:1989 nl Kunststofdrinkwaterleidingen - Buizen van polyetheen (PE) - Eisen en 
beproevingsmethoden

NEN 7116:1989/C1:1989 nl Kunststofdrinkwaterleidingen - Buizen van polyetheen (PE) - Eisen en 
beproevingsmethoden

NEN 7200:2004 nl Kunststofleidingen voor het transport van gas, drinkwater en afvalwater - 
Stuiklassen van buizen en hulpstukken van PE 63, PE 80 en PE 100

NTA 8025:2005 nl Periodieke beoordeling van de veiligheid van technische installatiesen 
technische voorzieningen in woningen

NTA 8025:2005/C1:2006 nl Periodieke beoordeling van de veiligheid van technische installaties en 
technische voorzieningen in woningen

NEN-EN 274-1:2002 en Afvoerinrichtingen voor sanitaire toestellen - Deel 1: Eisen
NEN-EN 274-2:2002 en Afvoerinrichtingen voor sanitaire toestellen - Deel 2: Beproevingen
NEN-EN 274-3:2002 en Afvoerinrichtingen voor sanitaire toestellen - Deel 3: Kwaliteitscontrole

NEN-EN 295-1:1992 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrij verval - Deel 1: Eisen

NEN-EN 295-1:1992/A2:1997 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrij verval - Deel 1: Eisen

NEN-EN 295-1:1992/A1:1996 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrij verval - Deel 1: Eisen

NEN-EN 295-1:1992/A3:1999 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrij verval - Deel 1: Eisen

NEN-EN 295-2:1992 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrije val - Deel 2: Kwaliteitscontrole en monstername

NEN-EN 295-2:1992/A1:1999 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrij verval - Deel 2: Kwaliteitscontrole en monstername

NEN-EN 295-3:1992 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrij verval - Deel 3: Beproevingsmethoden

NEN-EN 295-4:1995 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrij verval - Deel 4: Eisen voor speciale hulpstukken, 
overgangsstukken en bijbehorende accessoires

NEN-EN 295-4:1995/C1:1998 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrij verval - Deel 4: Eisen voor speciale hulpstukken, 
overgangsstukken en bijbehorende accessoires

NEN-EN 295-5:1994/A1:1999 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
rioleringen onder vrij verval - Deel 5: Eisen aan keramische drainage 
buizen en hulpstukken

91.140.80 - Binnenriolering
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NEN-EN 295-5:1994 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
rioleringen onder vrij verval - Deel 5: Eisen aan keramische drainage 
buizen en hulpstukken

NEN-EN 295-6:1995 en Keramische buizen en hulpstukken, en buisverbindingen voor rioleringen 
onder vrij verval - Deel 6: Eisen voor keramische putten

NEN-EN 295-7:1995 en Keramische buizen en hulpstukken, en buisverbindingen voor rioleringen 
onder vrij verval - Deel 7: Eisen voor keramische boorbuizen en -
koppelstukken

NEN-EN 295-10:2005 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrij verval - Deel 10: Prestatie-eisen

NEN-EN 476:1998 en Binnen- en buitenrioleringen onder vrij verval - Algemene eisen voor 
onderdelen

NEN-EN 476:2011 en Algemene eisen voor rioleringsonderdelen
NEN-EN 642:1994 en Buizen van spanbeton met en zonder plaatstalen kern voor drukleiding, 

inclusief verbindingen en hulpstukken en specifieke eisen voor 
voorspanstaal voor buizen

NEN-EN 1053:1995 en Kunststofleidingsystemen - Kunststofleidingsystemen van thermoplasten 
voor drukloze toepassingen - Beproevingsmethode voor de waterdichtheid

NEN-EN 1054:1995 en Kunststofleidingsystemen - Kunststofleidingsystemen van thermoplasten 
voor binnenrioleringen - Beproevingsmethode voor de luchtdichtheid van 
verbindingen

NEN-EN 1253-1:2003 en Afvoerputten voor gebouwen - Deel 1: Eisen
NEN-EN 1253-2:2004 en Afvoergoten of -putten voor gebouwen - Deel 2: Beproevingsmethoden

NEN-EN 1253-3:1999 en Afvoerputten voor gebouwen - Deel 3: Kwaliteitscontrole
NEN-EN 1253-4:1999 en Afvoerputten voor gebouwen - Deel 4: Toegangsdeksels
NEN-EN 1253-5:2003 en Afvoerputten voor gebouwen - Deel 5: Afvoerputten met sluiting voor 

lichte vloeistoffen
NEN-EN 1329-1:1999 en Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge 

temperatuur) - Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 1: 
Specificaties voor leidingen, hulpstukken en het systeem

NVN-ENV 1329-2:2001 en Kunststofleidingsystemen van ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) 
voor binnenriolering (lage en hoge temperatuur) - Deel 2: Aanbevelingen 
voor de conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1451-1:1999 en Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge 
temperatuur) - Polypropeen (PP) - Deel 1: Specificaties voor buizen, 
fittingen en het systeem

NVN-ENV 1451-2:2001 en Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge 
temperatuur) - Polypropeen (PP) - Deel 2: Aanbevelingen voor de 
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1453-1:2000 en Kunststofleidingsystemen - Buizen met een gestructureerde wand voor 
binnenriolering (lage en hoge temperatuur) - Ongeplasticeerd PVC (PVC-
U) - Deel 1: Specificaties voor leidingsystemen

NVN-ENV 1453-2:2001 en Kunststofleidingsystemen met gestructureerde wand buizen voor 
binnenriolering (lage en hoge temperaturen) - Ongeplasticeerd PVC (PVC-
U) - Deel 2: Conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1455-1:2000 en Kunststofleidingsystemen voor vrij verval binnenriolering (lage en hoge 
temperatuur) - Acrylnitrilbutadieenstyreen (ABS) - Deel 1: Eisen voor 
buizen, hulpstukken en leidingsystemen

NVN-ENV 1455-2:2001 en Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge 
temperatuur) - Acrylnitrilbutadieenstyreen (ABS) - Deel 2: Aanbevelingen 
voor de conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1519-1:2000 en Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge 
temperatuur) - Polyetheen (PE) - Deel 1: Specificaties voor buizen, 
hulpstukken en leidingsystemen
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NVN-ENV 1519-2:2001 en Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge 
temperatuur) - Polyetheen (PE) - Deel 2: Aanbevelingen voor de 
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1565-1:1999 en Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge 
temperatuur) - Styreen-copolymeermengsels (SAN+PVC) - Deel 1: 
Specificaties voor buizen, fittingen en het systeem

NEN-EN 1565-1:1999/C1:2000 nl Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge 
temperatuur) - Styreen-copolymeermengsels (SAN+PVC) - Deel 1: 
Specificaties voor buizen, fittingen en het systeem

NVN-ENV 1565-2:2001 en Kunststofleidingsystemen voor binnenriolering (lage en hoge 
temperaturen) - Styreen copolymeermengsels (SAN+PVC) - Deel 2: 
Aanbevelingen voor de conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1566-1:1999/C1:2000 en Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge 
temperatuur) - Gechloreerd polyvinylchloride (PVC-C) - Deel 1: 
Specificaties voor buizen, fittingen en het systeem

NEN-EN 1566-1:1999 en Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge 
temperatuur) - Gechloreerd polyvinylchloride (PVC-C) - Deel 1: 
Specificaties voor buizen, fittingen en het systeem

NVN-ENV 1566-2:2001 en Kunststofleidingsystemen voor de binnenriolering (lage en hoge 
temperaturen) - Gechloreerd PVC (PVC-C) - Deel 2: Aanbevelingen voor 
de conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1671:1997 en Overdrukrioleringen buiten gebouwen
NEN-EN 1825-1:2004 en Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, 

merken en kwaliteitscontrole
NEN-EN 1825-1:2004/C1:2006 en;fr Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, 

merken en kwaliteitscontrole
NEN-EN 1825-2:2002 en Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 2: Bepaling van nominale 

afmeting, installatie, functionering en onderhoud
NEN-EN 12050-1:2001 en Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en terreinen - Eisen en 

beproevingsmethoden - Deel 1: Rioolwaterpompen
NEN-EN 12050-2:2001 en Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en terreinen - Eisen en 

beproevingsmethoden - Deel 2: Pompen voor afvalwater zonder fecaliën

NEN-EN 12050-3:2001 en Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en terreinen - Eisen en 
beproevingsmethoden - Deel 3: Rioolwaterpompen voor beperkte 
toepassing

NEN-EN 12050-4:2001 en Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en terreinen - Eisen en 
beproevingsmethoden - Deel 4: Terugslagkleppen voor afvalwater met en 
zonder fecaliën

NVN 12056:2008 nl Binnenriolering - Verkenning van de Europese normen EN 12056-1, -2, -
3, -4 en -5 versus de Nederlandse norm NEN 3215

NEN-EN 12056-1:2000 en Binnenriolering onder vrij verval - Deel 1: Algemene en uitvoeringseisen

NEN-EN 12056-2:2000 en Binnenriolering onder vrij verval - Deel 2: Ontwerp en berekening van 
huishoudelijk-afvalwatersystemen

NEN-EN 12056-3:2000 en Binnenriolering onder vrij verval - Deel 3: Ontwerp en berekening van 
hemelwaterafvoersystemen

EN 12056-4:2000 en Binnenriolering onder vrij verval - Deel 4: Pompinstallaties voor 
afvalwater - Ontwerp en berekening

NEN-EN 12056-5:2000 en Binnenriolering onder vrij verval - Deel 5: Installatie en beproeving, 
instructies voor functionering, onderhoud en gebruik

NEN-EN 12109:1999 en Binnenriolering - Vacuümsystemen
NEN-EN 12200-1:2000 en Kunststofleidingsystemen voor de afvoer van hemelwater voor 

bovengronds gebruik buiten - Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) 
- Deel 1: Specificaties voor buizen, hulpstukken en voor het systeem

Pagina 294 van 353



NEN-EN 12380:2003 en Beluchtingsventielen voor de binnenriolering - Eisen, 
beproevingsmethoden en conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 12666-1:2006 en Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze binnen- en 
buitenrioleringen - Polyetheen (PE) - Deel 1: Eisen voor buizen, 
hulpstukken en het systeem

NEN-EN 12666-1:2006+A1:2011 en Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze binnen- en 
buitenrioleringen - Polyetheen (PE) - Deel 1: Eisen voor buizen, 
hulpstukken en het systeem

NPR-CEN/TS 12666-2:2006 en;fr;de Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering - Polyetheen 
(PE) - Deel 2: Leidraad voor de conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 12763:2000 en Vezelcementbuizen en hulpstukken voor binnenrioleringen - Afmetingen 
en technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 13564-1:2002 en Terugslagkleppen voor afvoerleidingen - Deel 1: Eisen
NEN-EN 13564-2:2002 en Terugslagkleppen voor afvoerleidingen - Deel 2: Beproevingsmethoden

NEN-EN 13564-3:2003 en Terugslagkleppen voor afvoerleidingen in gebouwen - Deel 3: 
Kwaliteitscontrole

NVN-ENV 13801:2001 en Kunststofleidingsystemen voor binnenriolering (lage en hoge 
temperaturen) - Thermoplasten - Aanbevolen praktijkrichtlijnen

NEN-EN 14366:2004 en Laboratoriummetingen van geluid van afvalwaterinstallaties
CEN/TS 14578:2003 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorziening en riolering - 

Buizen van met glasvezel versterkte thermohardende kunststoffen (GVK) 
op basis van onverzadigde polyester harsen (UP) - Aanbevolen richtlijnen 
voor de installatie

NPR-CEN/TS 14632:2006 en Kunststofleidingsystemen voor rioleringen en watervoorziening, druk en 
drukloos - Glasvezelversterkte thermohardende kunststoffen (GVK) 
gebaseerd op onverzadigde polyesterharsen (UP) - Aanbevelingen voor de 
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 15012:2007 en Kunststofleidingsystemen - Binnenhuisriolering - Prestatiekenmerken voor 
buizen, hulpstukken en hun verbindingen

NEN-EN-ISO 4641:2011 en Rubber slangen en slangassemblages voor het afzuigen en de afvoer van 
water - Specificatie

NEN-ISO 6594:2006 en Gietijzeren rioleringsbuizen en hulpstukken - Spieënreeks
NPR-ISO/TS 7024:2005 en Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge 

temperatuur) in gebouwen - Thermoplasten - Aanbevolen praktijk voor 
installatie

NEN-ISO 7675:2003 en Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge 
temperatuur) - Gechloreerd polyvinylchloride (PVC-C)

NEN-ISO 8772:2006 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 
Polyetheen (PE)

NEN-ISO 8773:2006 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 
Polypropeen (PP)

NEN-EN-ISO 11296-1:2011 en Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drukloze 
rioleringsnetwerken - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 11296-3:2011 en Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse 
watervoorzieningsnetwerken - Deel 3: Voeringen met nauwsluitende 
leidingen

NEN-EN-ISO 11296-4:2011 en Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drukloze 
rioleringsnetwerken - Deel 4: Ter plekke uithardende voeringen

NEN-ISO 21138-1:2008 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 
Leidingsystemen met een gestructureerde wand van ongeplastificeerd PVC 
(PVC-U), polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - Deel 1: Materiaal 
specificaties en prestatie criteria voor buizen, hulpstukken en het systeem
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NEN-ISO 21138-2:2008 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 
Leidingsystemen met een gestructureerde wand van ongeplastificeerd PVC 
(PVC-U), polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - Deel 2: Buizen en 
hulpstukken met gladde uitwendige oppervlakte, Type A

NEN-ISO 21138-3:2008 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 
Leidingsystemen met een gestructureerde wand van ongeplastificeerd PVC 
(PVC-U), polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - Deel 3: Buizen en 
hulpstukken met geen gladde uitwendige oppervlakte, Type B

NEN-ISO 25780:2011 en Kunststofleidingsystemen voor druk en drukloze watervoorziening, 
irrigatie, drainage of riolering - Glasvezelversterkte 
kunststofleidingsystemen op basis van onverzadigde polyester hars (UP) - 
Buizen met flexibele hulpstukken bedoeld om te worden geïnstalleerd met 
behulp van gesloten front boortechnieken

N 133:1951 nl Rioleringsonderdelen - Gietijzeren inlaatstukken
NEN 1184:1986 nl Aanwijsplaten voor brandkranen, brandputten en toestellen in water-, gas- 

en stadsverwarmingsleidingnetten en voor riolering
NEN 2672:1979 nl Aanleg van binnenriolering van ongeplasticeerd PVC
NEN 2673:1972/C1:1973 nl Richtlijnen voor de aanleg van leidingen van polyetheen voor 

binnenhuisriolering
NEN 2673:1972 nl Richtlijnen voor de aanleg van leidingen van polyetheen voor 

binnenhuisriolering
NEN 3214:1992 nl Binnenriolering in woningen en woongebouwen - Aanduidingen van 

onderdelen op tekeningen
NEN 3215:2007 nl Binnenriolering - Eisen en bepalingsmethoden
NTR 3216:2008 nl Binnenriolering - Richtlijnen voor ontwerp en uitvoering
NEN 3287:1986 nl Binnenriolering in woningen en woongebouwen - Aansluiting van 

condensvormende, met gas gestookte toestellen
NEN 7002:1968 nl Centrifugaal gegoten gietijzeren afvoerbuizen (GA)
NEN 7002:1968/C1:1979 nl Centrifugaal gegoten gietijzeren afvoerbuizen (GA)
NEN 7003:1968 nl Hulpstukken voor gietijzeren afvoerbuizen (GA)
NEN 7003:1968/C1:1979 nl Hulpstukken voor gietijzeren afvoerbuizen (GA)
NEN 7012:1975 nl Buizen van ABS voor binnenhuisriolering
NEN 7013:1980 nl Expansiestukken van PVC en ABS voor binnenrioleringen
NEN 7032:1978 nl Stankafsluiters van thermoplastische kunststof
NEN 7032:1978/C1:1978 nl Stankafsluiters van thermoplastische kunststof
NEN 7032:1978/A1:1981 nl Aanvulling op NEN 7032 - Stankafsluiters van thermoplastische kunststof

NEN 7033:1976 nl Lijmen voor verbindingen in leidingen voor binnenriolering van 
ongeplasticeerd PVC

NEN 7039:2003 nl Buizen en hulpstukken van kunststof voor binnenrioleringen - Cyclische 
temperatuurproef - Luchtdichtheidsbeproeving

NEN 7041:1976 nl Verzinkte en/of met kunststof beklede stalen pijpen en hulpstukken voor 
binnenriolering

NEN 7060:1984/C1:1985 nl Instortmoffen van ongeplasticeerd PVC voor ronde rioolbuizen van 
ongewapend of gewapend beton

NEN 7060:1984 nl Instortmoffen van ongeplasticeerd PVC voor ronde rioolbuizen van 
ongewapend of gewapend beton

NPR 7061:1984/C1:1984 nl Aanleg van rioolpersleidingen van ongeplasticeerd PVC
NPR 7061:1984 nl Aanleg van rioolpersleidingen van ongeplasticeerd PVC
NEN 7062:1986 nl Gietijzeren buizen voor hulpstukken van het mofloze type voor 

binnenrioleringen
NEN 7062:1986 en Gietijzeren buizen voor hulpstukken van het mofloze type voor 

binnenrioleringen
91.200 - Bouwtechniek
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NEN 1814:2001 nl Toegankelijkheid van buitenruimten, gebouwen en woningen

NEN-EN 39:2001 en Losse stalen buizen voor toepassing in steigerconstructies - Technische 
leveringsvoorwaarden

NEN-EN 74-1:2005 en Koppelingen en toebehoren voor het gebruik in gevelsteigers en 
ondersteuningssteigers gemaakt van stalen buizen - Deel 1: Koppelingen - 
Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 74-2:2008 en Koppelingen en toebehoren voor het gebruik in gevelssteigers en 
ondersteuningssteigers gemaakt van stalen buizen - Deel 2: Speciale 
koppelingen - Eisen en beproevingsprocedures

NEN-EN 74-3:2007 en Koppelingen en toebehoren voor het gebruik van gevelsteigers en 
ondersteuningssteigers gemaakt van stalen buizen - Deel 3: Spieën en 
grondplaten - Eisen en beproevingsprocedures

NEN-EN 500-2:2006+A1:2008 en Mobiele wegenbouwmachines - Veiligheid - Deel 2: Bijzondere eisen 
voor wegenfreesmachines

NEN-EN 500-3:2006+A1:2008 en Mobiele wegenbouwmachines - Veiligheid - Deel 3: Bijzondere eisen 
voor machines voor de bodemstabilisatie

NEN-EN 500-6:2006+A1:2008 en Mobiele wegenbouwmachines - Veiligheid - Deel 6: Bijzondere eisen 
voor afwerkingsmachines

NEN-EN 536:1999 en Wegenbouwmachines - Asfaltmenginstallaties - Veiligheidseisen
NEN-EN 791:1995+A1:2009 en Boorinstallaties - Veiligheidseisen
NEN-EN 815:1996+A2:2010 en Veiligheid van niet-afgeschermde machines voor het boren van tunnels en 

machines zonder aandrijfas voor het boren in rotsen - Veiligheidseisen

NEN-EN 996:1996+A3:2009 en Funderingsmachines - Veiligheidseisen
NEN-EN 1004:2005 en Rolsteigers opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen - Materialen, 

afmetingen, belastingen, veiligheid en prestatie-eisen
NEN-EN 1065:1998 en Stalen schroefstempels - Productspecificaties, ontwerp en onderzoek door 

berekeningen en beproevingen
NEN-EN 1298:1996-07 en Rolsteigers - Regels en richtlijnen voor het opstellen van een 

gebruiksinstructie
NEN-EN 1298:1996-07 nl Rolsteigers - Regels en leidraad voor het opstellen van een handleiding 

voor de opbouw en het gebruik
NEN-EN 1808:1999+A1:2010 en Veiligheidseisen voor hangsteigers - Ontwerpberekeningen, 

stabiliteitscriteria, constructie - Beproevingen
NEN-EN 12001:2005+A1:2009 en Machines voor het transport, het spuiten en verwerking van beton en 

specie - Veiligheidseisen
NEN-EN 12110:2002+A1:2008 en Tunnelbouwmachines - Luchtsluizen - Veiligheidseisen
NEN-EN 12111:2003+A1:2009 en Tunnelbouwmachines - Continu-graafmachines - Veiligheidseisen
NEN-EN 12151:2007 en Machines en installaties voor de vervaardiging van beton en mortel - 

Veiligheidseisen
NEN-EN 12336:2005+A1:2008 en Tunnelbouwmachines - Schermmachines, persboormachines, 

augerboormachines, machines voor het aanbrengen van tunnelbekleding - 
Veiligheidseisen

NEN-EN 12418:2000+A1:2009 en Steensnijmachines voor gebruik op de bouwplaats - Veiligheid
NEN-EN 12629-1:2000+A1:2010 en Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en 

kalkzandsteen - Veiligheid - Deel 1: Gemeenschappelijke eisen
NEN-EN 12629-2:2003+A1:2010 en Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en 

kalkzandsteen - Veiligheid - Deel 2: Steenvormmachines
NEN-EN 12629-3:2003+A1:2010 en Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en 

kalkzandsteen - Veiligheid - Deel 3: Machines met glij- en draaitafels
NEN-EN 12629-4:2001+A1:2010 en Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en 

kalkzandsteen - Veiligheid - Deel 4: Betonmachines voor dakpannen

91.220 - Bouwwerktuigen
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NEN-EN 12629-5-1:2004+A1:2010 en Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en 
kalkzandsteen - Veiligheid - Deel 5-1: Machines voor het maken van 
buizen in verticale richting

NEN-EN 12629-5-2:2004+A1:2010 en Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en 
kalkzandsteen - Veiligheid - Deel 5-2: Machines voor het maken van 
buizen in horizontale richting

NEN-EN 12629-5-2:2004 en Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en 
kalkzandsteen - Veiligheid - Deel 5-2: Machines voor het maken van 
buizen in horizontale richting

NEN-EN 12629-5-3:2003+A1:2010 en Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en 
kalkzandsteen - Veiligheid - Deel 5-3: Machines voor voorgespannen buis

NEN-EN 12629-5-4:2004+A1:2010 en Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en 
kalkzandsteen - Veiligheid - Deel 5-4: Machines voor betonbuizen

NEN-EN 12629-6:2004+A1:2010 en Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en 
kalkzandsteen - Veiligheid - Deel 6: Stationaire en mobiele uitrusting voor 
de vervaardiging van vooraf versterkte producten

NEN-EN 12629-7:2004+A1:2010 en Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en 
kalkzandsteen - Veiligheid - Deel 7: Stationaire en mobiele uitrusting voor 
de vervaardiging van voorgespannen producten

NEN-EN 12629-8:2003+A1:2010 en Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en 
kalkzandsteen - Veiligheid - Deel 8: Machines en uitrusting voor de 
vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen

NEN-EN 12649:2008+A1:2011 en Betonverdichters en afstrijkmachines - Veiligheid
NEN-EN 12810-1:2004 en Gevelsteigers vervaardigd van geprefabriceerde onderdelen - Deel 1: 

Product specificaties
NEN-EN 12810-2:2004 en Gevelsteigers vervaardigd van geprefabriceerde onderdelen - Deel 2: 

Bijzondere methoden voor het constructief ontwerpen
NEN-EN 12811-1:2004 en Steigers - Deel 1: Steigers - Prestatie-eisen en algemeen ontwerp
NEN-EN 12811-2:2004 en Steigers - Deel 2: Informatie over materialen
NEN-EN 12811-3:2003/C1:2007 en;fr;de Steigers - Deel 3: Proefbelastingen

NEN-EN 12811-3:2003 en Steigers - Deel 3: Proefbelastingen
NEN-EN 12812:2008 en Ondersteuningsconstructies - Prestatie-eisen en algemeen ontwerp
NEN-EN 12813:2004 en Tijdelijke bouwplaatsuitrusting - Ondersteuningstorens uit 

geprefabriceerde onderdelen - Specifieke methoden voor het constructief 
ontwerpen

NEN-EN 12999:2011 en Hijskranen - Laadkranen
NEN-EN 13001-1:2005+A1:2009/C1:2009 
en

Hijskranen - Algemeen ontwerp - Deel 1: Algemene grondslagen en eisen

NEN-EN 13001-1:2005+A1:2009 en Hijskranen - Algemeen ontwerp - Deel 1: Algemene grondslagen en eisen

NEN-EN 13001-2:2011 en Veiligheid van hijskranen - Algemeen ontwerp - Deel 2: Belastingen
NPR-CEN/TS 13001-3-2:2008 en Hijskranen - Algemeen ontwerp - Deel 3-2: Grenstoestanden en bewijs 

van geschiktheid van kabels in inscheersystemen
NEN-EN 13309:2010 en Bouwmachines - Elektromagnetische compatibiliteit van machines met 

inwendige elektrische voedingen
NEN-EN 13374:2004 en Tijdelijke vloerrandbeveiligingen - Productspecificatie, 

beproevingsmethoden
NEN-EN 13377:2002 en Houten bekistingdragers - Eisen, classificatie en beoordeling
NPR-CEN/TS 13381-1:2006 en Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan de 

brandwerendheid van draagconstructie-onderdelen - Deel 1: Horizontale 
bescherm ende membranen

NPR-CEN/TS 13778:2004 en Mobiele sloopmachines - Veiligheidseisen
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NEN-EN 15027:2007+A1:2009 en Verplaatsbare zaagwand en kabelzaaguitrusting voor werkplaats - 
Veiligheid

NEN-EN 15162:2008 en Machines en installaties voor het winnen en bewerken van natuursteen - 
Veiligheidseisen voor gereedschapszagen

NEN 11057:1995 en;fr Hoogwerkers met geïsoleerde hefinrichting voor onder spanning werken 
bij een wisselspanning van meer dan 1 kV

NEN-EN-IEC 61057:1995/C1:2005 en;fr Hoogwerkers met geïsoleerde hefinrichting voor onder spanning werken

NEN-ISO 4872:1983 en Akoestiek - Meten van luchtgeluid veroorzaakt door bouwmachines 
bestemd voor gebruik in de open lucht - Methode om te controleren of is 
voldaan aan geluidseisen

NEN-ISO 11375:1998 en Machines en apparatuur voor de bouw - Termen en definities
NEN-ISO 11886:2002/C1:2006 en Machines en apparatuur voor de bouw - Hei- en lichtingsapparatuur - 

Woordenlijst en commerciële specificaties
NEN-ISO 11886:2002 en Machines en apparatuur voor de bouw - Hei- en lichtingsapparatuur - 

Woordenlijst en commerciële specificatie
NPR-ISO/TR 12603:2010 en Maken van bouwmachines en -apparatuur - Classificatie
NEN-ISO 13442:2004 en Banden en velgen voor bouwmachines
NEN-ISO 15643:2002 en Wegenbouw en het gebruik van apparatuur - Verdelers/sproeiers voor 

bitumineuze bindmiddelen - Terminologie en commerciële specificaties

NEN-ISO 15644:2002 en Wegenbouw en het gebruik van apparatuur - Steenslagverdelers - 
Terminologie en commerciële specificaties

NEN-ISO 15645:2002 en Wegenbouw en onderhoudsapparatuur - Freesmachines - Terminologie en 
commerciële specificaties

NEN-ISO 15688:2003 en Wegenbouw en onderhoudsapparatuur - Bodemstabilisatoren - 
Terminologie en commerciële specificaties

NEN-ISO 15689:2003 en Wegenbouw en het gebruik van apparatuur - Poederverdelers - 
Terminologie en commerciële specificatie

NEN-ISO 16039:2004 en Wegenbouw en -onderhoudsapparatuur - Antislip klinkers - Woordenlijst 
en commerciële specificaties

NEN-ISO 18650-1:2004 en Machines en apparatuur voor de bouw - Betonmengers - Deel 1: 
Woordenlijst en algemene specificaties

NEN-ISO 18650-2:2006-08 en Machines en apparatuur voor de bouw - Betonmengers - Deel 2: 
Procedure voor onderzoek van mengrendement

NEN-ISO 18651-1:2011 en Machines en materieel voor bouwconstructies - Interne trilmachines voor 
beton - Deel 1: Terminologie en commerciële specificaties

NEN-ISO 18652:2006-10 en Machines en apparatuur voor de bouw - Externe trilmachines voor beton

NEN-EN-ISO 19432:2008 en Machines en apparatuur voor de bouw - Draagbare, met de hand geleide 
afkortslijpmachine aangedreven door een zuigermotor met inwendige 
verbranding - Veiligheidseisen en beproeven

NEN-ISO 19433:2008 en Machines en apparatuur voor de bouw - Trillingsplaten met lopende 
bediening - Terminologie en bedrijfsspecificaties

NEN-ISO 19452:2008 en Machines en apparatuur voor de bouw - Lopende bedienings trillings 
(schok) stampers - Terminologie en bedrijfsspecificaties

NEN-ISO 19452:2008/C1:2008 en Machines en apparatuur voor de bouw - Lopende bedienings trillings 
(schok) stampers - Terminologie en bedrijfsspecificaties

NEN-ISO 21573-1:2006 en Machines en apparatuur voor de bouw - Betonpompen - Deel 1: Definities 
en commerciële specificaties

NEN-ISO 21573-2:2008 en Machines en apparatuur voor de bouw - Betonpompen - Deel 2: Procedure 
voor onderzoek van technische parameters

NEN-ISO 21592:2006 en Machines en apparatuur voor de bouw - Betonspuitmachines - 
Terminologie en commerciële specificaties

Pagina 299 van 353



NEN-ISO 21873-1:2008 en Machines en apparatuur voor de bouw - Mobiele maalmachine - Deel 1: 
Terminologie en commerciële specificaties

NEN-ISO 21873-2:2009 en Machines en apparatuur voor de bouw - Mobiele maalmachine - Deel 2: 
Veiligheidseisen

NEN 2017:1973 en Hijskranen - Algemene bepalingen
NEN 2017:1973 nl Hijskranen - Algemene bepalingen
NEN 2018:1983/A1:1988 nl Aanvulling op NEN 2018 - Hijskranen - Belastingen en 

belastingscombinaties
NEN 2018:1983 nl Hijskranen - Belastingen en belastingscombinaties
NEN 2018:1983 en Hijskranen - Belastingen en belastingscombinaties
NEN 2019:1986 Aanv. en Hijskranen - Het metalen geraamte
NEN 2019:1976/A1:1986 nl Aanvulling op NEN 2019 - Hijskranen - Het metalen geraamte
NEN 2019:1976 en Hijskranen - Het metalen geraamte
NEN 2019:1976 nl Hijskranen - Het metalen geraamte
NEN 2020:1994 nl Hijskranen - De mechanische uitrusting
NEN 2020:1994/A1:1997 nl Hijskranen - De mechanische uitrusting
NEN 2021:1994 en Hijskranen - De elektrische uitrusting
NEN 2021:1994 nl Hijskranen - De elektrische uitrusting
NEN 2022:1976 en Hijskranen - Stabiliteit (veiligheid tegen kantelen)
NEN 2022:1976 nl Hijskranen - Stabiliteit (veigheid tegen kantelen)
NEN 2022:1976/C2:1989 nl Hijskranen - Stabiliteit (veigheid tegen kantelen)
NEN 2023:1994/C1:1994 nl Hijskranen - Constructieve eisen in verband met de veiligheid
NEN 2023:1994 en Hijskranen - Constructieve eisen in verband met de veiligheid
NEN 2023:1994 nl Hijskranen - Constructieve eisen in verband met de veiligheid
NEN 2024:1973 en Hijskranen - Documenten, inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud

NEN 2024:1973 nl Hijskranen - Documenten, inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud

NEN 2026:1979 nl Mobiele kranen - Algemene bepalingen - Documenten, inbedrijfstelling, 
bedrijfsvoering en onderhoud

NEN 2026:1979 en Mobiele kranen - Algemene bepalingen - Documenten, inbedrijfstelling, 
bedrijfsvoering en onderhoud

NEN 2026:1979/A1:1993 nl Aanvulling op NEN 2026 - Mobiele kranen - Algemene bepalingen - 
Documenten, in bedrijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud

NEN 2028:1982/A1:1990 nl Aanvulling op NEN 2028 - Hijskranen - Automatische 
begrenzingsinrichtingen

NEN 2028:1982 en Hijskranen - Automatische begrenzingsinrichtingen
NEN 2028:1982 nl Hijskranen - Automatische begrenzingsinrichtingen
NEN 2484:1989 nl Draagbaar klimmaterieel - Ladders en trappen - Termen, definities, eisen, 

beproevingsmethoden, gebruik en onderhoud
NEN 2484:1989/C1:1990 nl Draagbaar klimmaterieel - Ladders en trappen - Termen, definities, eisen, 

beproevingsmethoden, gebruik en onderhoud

NEN-EN 14933:2007 en Producten voor thermische isolatie en lichtgewicht vul- en 
isolatieproducten voor toepassingen in de civiele techniek - Fabrieksmatig 
vervaardigde producten van geëxpandeerd polystyreen (EPS) - 
Specificatie

NEN-EN 14934:2007 en Producten voor thermische isolatie en lichtgewicht vul- en 
isolatieproducten voor toepassingen in de civiele techniek - Fabrieksmatig 
vervaardigde producten van geëxtrodeerd polystyreen schuim (XPS) - 
Specificatie

NEN-ISO 6707-1:2004 en Bouwkunde en civiele techniek - Woordenlijst - Deel 1: Algemene termen

NEN 3651-K2:2003 nl Aanvullende eisen voor leidingen in kruisingen met belangrijke 
waterstaatswerken - Katern 2: Hoofdstuk 8, 9, 10

93.010 - Civiele techniek, algemeen
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NEN 3651-K3:2003 nl Aanvullende eisen voor leidingen in kruisingen met belangrijke 
waterstaatswerken - Katern 3: Bijlagen A t.m. E en Bibliografie

NEN 3651:2003 nl Aanvullende eisen voor leidingen in kruisingen met belangrijke 
waterstaatswerken

NEN 3651-K1:2003 nl Aanvullende eisen voor leidingen in kruisingen met belangrijke 
waterstaatswerken - Katern 1: Hoofdstuk 1 t.m. 7

NEN 3651:2003/A1:2006 nl Aanvullende eisen voor leidingen in kruisingen met belangrijke 
waterstaatswerken

NEN 7171-1:2009 nl Ordening van ondergrondse netten - Deel 1: Criteria
NPR 7171-2:2009 nl Ordening van ondergrondse netten - Deel 2: Procesbeschrijving

NEN-EN 1536:2010 en Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Boorpalen
NEN-EN 1537:1999 en Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Grondankers
NEN-EN 1538:2010 en Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Diepwanden
NEN-EN 1993-5:2008 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 5: Palen 

en damwanden
NEN-EN 1993-5:2008/C1:2009 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 5: Palen 

en damwanden
NEN-EN 1997-1:2005/NB:2008 en Nationale bijlage bij NEN-EN 1997-1 Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp -

Deel 1: Algemene regels
NEN-EN 1997-1:2005/NB:2008 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1997-1 Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp -

Deel 1: Algemene regels
NEN-EN 1997-1:2005 en Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene regels
NEN-EN 1997-1:2005 nl Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene regels
NEN-EN 1997-1:2005/C1:2009 en Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene regels
NVN-ENV 1997-2:1999 en Eurocode 7 - Geotechnisch ontwerp - Deel 2: Ontwerp ondersteund door 

laboratoriumonderzoek
NEN-EN 1997-2:2007 en Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 2: Grondonderzoek en 

beproeving
NEN-EN 1997-2:2007/C1:2010 en Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 2: Grondonderzoek en 

beproeving
NVN-ENV 1997-3:1999 en Eurocode 7 - Geotechnisch ontwerp - Deel 3: Ontwerp ondersteund door 

terreinonderzoek
NEN-EN 10248-1:1995 nl Warmgewalste damwandprofielen van ongelegeerde staalsoorten - Deel 1: 

Technische leveringsvoorwaarden
NEN-EN 10248-1:1995 en Warmgewalste damwandprofielen van ongelegeerde staalsoorten - Deel 1: 

Technische leveringsvoorwaarden
NEN-EN 10248-2:1995 nl Warmgewalste damwandprofielen van ongelegeerde staalsoorten
NEN-EN 10248-2:1995 en Warmgewalste damwandprofielen van ongelegeerde staalsoorten - Deel 2: 

Toleranties op vorm en afmetingen
NEN-EN 12063:1999 en Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Damwanden
NEN-EN 12699:2001 en Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Verdringingspalen
NEN-EN 12699:2001 nl Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Verdringingspalen
NEN-EN 12715:2000 en Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Grouten
NEN-EN 12716:2001 en Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Jet grouting
NEN-EN 12794:2005+A1:2007 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Heipalen
NEN-EN 12794:2005+A1:2007/C1:2008 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Heipalen

NEN-EN 13251:2001 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in grondwerken, funderingen en keermuren

NEN-EN 13257:2001 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in opslagplaatsen voor vaste afvalstoffen

93.020 - Grondwerken. Uitgravingen. Funderingen. Ondergrondse werken
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NEN-EN 13257:2001/C1:2007 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in opslagplaatsen voor vaste afvalstoffen

NEN-EN 13265:2001/C1:2007 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in projecten voor het insluiten van vloeibare afvalstoffen

NEN-EN 13265:2001 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in projecten voor het insluiten van vloeibare afvalstoffen

NEN-EN 13331-1:2002 en Sleufbekisting - Deel 1: Productspecificaties
NEN-EN 13331-2:2002 en Sleufbekisting - Deel 2: Beoordeling door berekening of beproeving
NEN-EN 13362:2005 en Afdichtingen van geokunststof - Vereiste eigenschappen voor gebruik in 

de bouw van kanalen
NEN-EN 14199:2005 en Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Micropalen
NEN-EN 14199:2005 nl Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Micropalen
NEN-EN 14475:2006 en Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Gewapende grond 

constructies
NEN-EN 14475:2006/C1:2006 en Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Gewapende grond 

constructies
NEN-EN 14490:2010 en Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Grondvernageling
NEN-EN 14653-1:2005 en Hand bediend hydraulisch stempelsysteem voor sleufbekisting - Deel 1: 

Productspecificaties
NEN-EN 14653-2:2005 en Hand bediend hydraulisch stempelsysteem voor sleufbekisting - Deel 2: 

Beoordeling door berekening of beproeving
NEN-EN 14679:2005/C1:2006 en Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Diep mengen
NEN-EN 14679:2005 en Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Diep mengen
NEN-EN 14731:2005 en Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Grondverbetering door 

dieptrillen
NEN-EN 14844:2006+A1:2008 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Duikers
NEN-EN 15237:2007 en Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Verticale drainage
NPR-CEN-ISO/TS 17892-1:2006 en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het 

laboratorium - Deel 1: Bepaling van het watergehalte
NPR-CEN-ISO/TS 17892-2:2004 en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het 

laboratorium - Deel 2: Bepaling van de dichtheid van fijn korrelige grond

NPR-CEN-ISO/TS 17892-3:2004 en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het 
laboratorium - Deel 3: Bepaling van de dichtheid van vaste (grond)delen - 
Pycnometermethode

NPR-CEN-ISO/TS 17892-4:2004 en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het 
laboratorium - Deel 4: Bepaling van de korrelgrootte verdeling

NPR-CEN-ISO/TS 17892-5:2004 en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het 
laboratorium - Deel 5: Één-dimensionale samendrukkingsproef

NPR-CEN-ISO/TS 17892-6:2004 en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het 
laboratorium - Deel 6: Valconusproef

NPR-CEN-ISO/TS 17892-7:2004 en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het 
laboratorium - Deel 7: Samendrukkingsproef op een vrijstaand monster 
van fijnkorrelige grond

NPR-CEN-ISO/TS 17892-8:2004 en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het 
laboratorium - Deel 8: Ongeconsolideerde, ongedraineerde traxiaal proef

NPR-CEN-ISO/TS 17892-9:2004 en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het 
laboratorium - Deel 9: Geconsolideerde traxiaal proeven op 
waterverzadigde grond

NPR-CEN-ISO/TS 17892-10:2004 en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het 
laboratorium - Deel 10: Directe afschuifproef
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NPR-CEN-ISO/TS 17892-11:2004 en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het 
laboratorium - Deel 11: Bepaling van de doorlatendheid met de "constant-
head" en de "falling-head" methode

NPR-CEN-ISO/TS 17892-12:2004 en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het 
laboratorium - Deel 12: Bepaling van Atterbergse grenzen

NPR-CEN-ISO/TS 22475-2:2006 en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Methoden voor monsterneming 
en grondwatermeting - Deel 2: Criteria voor de kwalificatie voor bedrijven 
en personeel

NEN-EN-ISO 13793:2001 en Thermische eigenschappen van gebouwen - Thermisch ontwerp van 
funderingen om opvriezen te voorkomen

NEN-EN-ISO 14688-1:2003 en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van 
grond - Deel 1: Identificatie en beschrijving

NEN-EN-ISO 14688-2:2004 en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van 
grond - Deel 2: Grondslagen voor classificatie

NEN-EN-ISO 14689-1:2004 en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van 
gesteente - Deel 1: Identificatie en beschrijving

NEN-EN-ISO 22475-1:2006 en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Methoden voor monsterneming 
en grondwatermeting - Deel 1: Technische grondslagen voor de uitvoering

NEN-EN-ISO 22475-1:2006/C11:2010 nl Geotechnisch onderzoek en beproeving - Methoden voor monsterneming 
en grondwatermeting - Deel 1: Technische grondslagen voor de uitvoering

NEN-EN-ISO 22476-2:2005 en Geotechniek - Veldproeven - Deel 2: Slag sondering
NEN-EN-ISO 22476-3:2005 en Geotechniek - Veldproeven - Deel 3: Standaard penetratieproef
NEN-EN-ISO 22476-12:2009 en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Veldproeven - Deel 12: 

Mechanische sondering (CPT)
NEN-ISO 23469:2005 en Grondslagen voor het ontwerpen van constructies - Seismische belastingen 

voor ontwerpen geotechnisch werk
N 213:1939 nl Indeeling en benaming van grondmonsters - Methoden voor onderzoek 

van zand en grind
N 359:1943 nl Landmeetkunde - Seinen bij het uitbakenen van meetlijnen
NEN 3048:1967 nl Symbolen voor pijpleidingen en toebehoren
NEN 3350:1991 nl Stalen tanks voor de ondergrondse drukloze opslag van vloeistoffen
NEN 5104:1989 nl Geotechniek - Classificatie van onverharde grondmonsters
NEN 5104:1989/C1:1990 nl Geotechniek - Classificatie van onverharde grondmonsters
NEN 5106:1991/A1:1997 nl Geotechniek - Bepaling van ongedraineerde schuifsterkte - Terrein-

vinproef
NEN 5106:1991 nl Geotechniek - Bepaling van ongedraineerde schuifsterkte - Terrein-

vinproef
NEN 5107:1990/C1:1991 nl Geotechniek - Standaard penetratieproef (SPT)
NEN 5107:1990 nl Geotechniek - Standaard penetratieproef (SPT)
NEN 5108:1990 nl Geotechniek - Bepaling in het terrein van de CBR-waarde
NEN 5108:1990/C1:1990 nl Geotechniek - Bepaling in het terrein van de CBR-waarde
NEN 5110:2001 nl Geotechniek - Bepaling van de volumieke massa van grond in het 

laboratorium - Steekringmethode
NEN 5111:1995 nl Geotechniek - Bepaling van de volumieke massa van vaste (grond)delen - 

Pyknometermethode
NEN 5112:1995 nl Geotechniek - Bepaling van het watergehalte van grond in het 

laboratorium
NEN 5113:1995 nl Geotechniek - Bepaling van het watergehalte van grond in het 

veldlaboratorium
NEN 5117:1991 nl Geotechniek - Bepaling van de schuifweerstands- en 

vervormingsparameters van grond - Triaxiaalproef
NEN 5117:1991/A1:1997 nl Geotechniek - Bepaling van de schuifweerstands- en 

vervormingsparameters van grond - Triaxiaalproef
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NEN 5118:1991 nl Geotechniek - Bepaling van de een-dimensionale 
samendrukkingseigenschappen van de grond

NEN 5118:1991/A1:1997 nl Geotechniek - Bepaling van de één-dimensionale 
samendrukkingseigenschappen van de grond

NEN 5123:2002 nl Geotechniek - Laboratoriumbepaling van de waterdoorlatendheid van 
grond met behulp van de "Constant-head" methode

NEN 5124:2004 nl Geotechniek - Laboratoriumbepaling van de waterdoorlatendheid van 
grond met behulp van de falling-head-methode

NEN 5140:1996 nl Geotechniek - Bepaling van de conusweerstand en de plaatselijke 
wrijvingsweerstand van grond - Elektrische sondeermethode

NPR 5741:2009 nl Bodem - Richtlijn voor de keuze en toepassing van boorsystemen en 
monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater bij 
bodemverontreinigingsonderzoek

NEN 5743:1995 nl Bodem - Monsterneming van grond en sediment voor de bepaling van 
vluchtige verbindingen

NEN 5744:2011 nl Bodem - Monsterneming van grondwater
NVN 6724:2001 nl Voorschriften Beton - In de grond gevormde funderingselementen van 

beton of mortel
NEN 6740:2006 nl Geotechniek - TGB 1990 - Basiseisen en belastingen
NEN 6743-1:2006 nl Geotechniek - Berekeningsmethode voor funderingen op palen - 

Drukpalen
NEN 6744:2007 nl Geotechniek - Berekeningsmethode voor funderingen op staal
NEN 6745-1:2005 nl Geotechniek - Proefbelasting van funderingspalen - Deel 1: Statische 

axiale belasting op druk
NEN 6745-2:2005 nl Geotechniek - Proefbelasting van funderingspalen - Deel 2: Statische 

axiale belasting op trek
NEN 7063:1987/C1:1991 nl Duikerelementen van spiraalvormig gegolfd verzinkt plaatstaal - Eisen en 

beproevingsmethoden
NEN 7063:1987 nl Duikerelementen van spiraalvormig gegolfd verzinkt plaatstaal - Eisen en 

beproevingsmethoden
NEN 7064:1987 nl Duikerelementen van gegolfd verzinkt plaatstaal - Meerplatige systemen - 

Eisen en beproevingsmethoden
NEN 7064:1987/C1:1991 nl Duikerelementen van gegolfd verzinkt plaatstaal - Meerplatige systemen - 

Eisen en beproevingsmethoden
NEN 7080:1982 nl Cilindrische moffen van thermoplastische kunststof met klikverbinding 

voor geribbelde draineerbuizen
NEN 7080:1982/C1:1983 nl Cilindrische moffen van thermoplastische kunststof met klikverbinding 

voor geribbelde draineerbuizen
NEN 7171-1:2009 nl Ordening van ondergrondse netten - Deel 1: Criteria
NPR 7171-2:2009 nl Ordening van ondergrondse netten - Deel 2: Procesbeschrijving

NEN-EN 14801:2006 en Voorwaarden voor drukclassificatie voor producten voor drinkwater- en 
afvalwaterleidingen

NEN-EN 14830:2006 en Thermoplastische inspectieput- en mangat bodem - Beproevingsmethoden 
voor knikweerstand

NEN-EN-ISO 1452-1:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen en voor boven- 
en ondergrondse rioolpersleiding - Ongeplasticeerd polyvinylchloride 
(PVC-U) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 1452-2:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen voor boven- en 
ondergrondse rioolpersleiding - Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-
U) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 1452-3:2010 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen en voor boven- 
en ondergrondse rioolpersleiding - Ongeplasticeerd polyvinylchloride 
(PVC-U) - Deel 3: Fittingen (corrected and reprinted)

93.025 - Watertransportsystemen buiten gebouwen
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NEN-EN-ISO 1452-4:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen en voor boven- 
en ondergrondse rioolpersleiding - Ongeplasticeerd polyvinylchloride 
(PVC-U) - Deel 4: Afsluiters

NEN-EN-ISO 1452-5:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen en voor boven- 
en ondergrondse rioolpersleiding - Ongeplasticeerd polyvinylchloride 
(PVC-U) - Deel 5: Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NEN-EN-ISO 8795:2001 en Kunststofleidingsystemen voor het transport van drinkwater - Migratie-
onderzoek - Bepaling van de migratiewaarden van kunststofbuizen, 
hulpstukken en hun verbindingen

NEN-EN-ISO 11298-1:2011 en Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse 
watervoorzieningsnetwerken - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 11298-3:2011 en Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse 
watervoorzieningsnetwerken - Deel 3: Voeringen met nauwsluitende 
leidingen

NEN-ISO 21004:2006 en Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse buizen en hun verbindingen, 
gebaseerd op thermoplasten, voor watervoorziening

NEN-ISO 21307:2011-06 en Buizen en hulpstukken van kunststof - Stuiklasafdichtingsprocedures voor 
polyetheen (PE) buizen en hulpstukken gebruikt in constructies van gas- 
en waterdistributiesystemen

NEN-EN-ISO 22391-1:2009 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Temperatuurbestendige polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 22391-2:2009 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Temperatuurbestendige polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 22391-3:2009 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Temperatuurbestendige polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 3: Fittingen

NEN-EN-ISO 22391-5:2009 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - 
Temperatuurbestendige polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 5: Geschiktheid 
voor de toepassing van het systeem

NEN-ISO 24512:2008 en Dienstverlening op het gebied van drinkwatervoorziening en 
afvalwatervoorziening - Richtlijnen voor het managen van de 
drinkwatervoorziening en het beoordelen van de dienstverlening

NEN-EN 124:1994 en Roosters en deksels voor putten en kolken voor verkeersgebieden - Eisen, 
typebeproeving, markering en kwaliteitsbeheersing

NEN-EN 295-1:1992/A3:1999 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrij verval - Deel 1: Eisen

NEN-EN 295-1:1992/A1:1996 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrij verval - Deel 1: Eisen

NEN-EN 295-1:1992 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrij verval - Deel 1: Eisen

NEN-EN 295-1:1992/A2:1997 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrij verval - Deel 1: Eisen

NEN-EN 295-2:1992 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrije val - Deel 2: Kwaliteitscontrole en monstername

NEN-EN 295-2:1992/A1:1999 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrij verval - Deel 2: Kwaliteitscontrole en monstername

NEN-EN 295-3:1992 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrij verval - Deel 3: Beproevingsmethoden

93.030 - Buitenriolering
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NEN-EN 295-4:1995 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrij verval - Deel 4: Eisen voor speciale hulpstukken, 
overgangsstukken en bijbehorende accessoires

NEN-EN 295-4:1995/C1:1998 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrij verval - Deel 4: Eisen voor speciale hulpstukken, 
overgangsstukken en bijbehorende accessoires

NEN-EN 295-5:1994/A1:1999 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
rioleringen onder vrij verval - Deel 5: Eisen aan keramische drainage 
buizen en hulpstukken

NEN-EN 295-5:1994 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
rioleringen onder vrij verval - Deel 5: Eisen aan keramische drainage 
buizen en hulpstukken

NEN-EN 295-6:1995 en Keramische buizen en hulpstukken, en buisverbindingen voor rioleringen 
onder vrij verval - Deel 6: Eisen voor keramische putten

NEN-EN 295-7:1995 en Keramische buizen en hulpstukken, en buisverbindingen voor rioleringen 
onder vrij verval - Deel 7: Eisen voor keramische boorbuizen en -
koppelstukken

NEN-EN 295-10:2005 en Keramische buizen en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor 
riolering onder vrij verval - Deel 10: Prestatie-eisen

NEN-EN 476:1998 en Binnen- en buitenrioleringen onder vrij verval - Algemene eisen voor 
onderdelen

NEN-EN 476:2011 en Algemene eisen voor rioleringsonderdelen
NEN-EN 512:1994 en Vezelcement produkten - Buizen en verbindingen voor drukleidingen
NEN-EN 512:1994/A1:2001 en Vezelcement producten - Buizen en verbindingen voor drukleidingen
NEN-EN 588-1:1996 en Vezelcementbuizen voor rioleringen en drainage - Deel 1: Buizen, 

verbindingen en hulpstukken voor systemen onder vrij verval
NEN-EN 588-2:2002 en Vezelcementbuizen voor rioleringen onder vrij verval - Deel 2: Putten

NEN-EN 598:2007+A1:2009 en Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor 
afvalwatertoepassingen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 639:1994 en Algemene eisen voor betonbuizen voor drukleidingen inclusief 
verbindingen en hulpstukken

NEN-EN 640:1994 en Buizen van gewapend beton en betonbuizen met een fijn verdeelde 
wapening (zonder plaatstalen kern) voor drukleidingen, inclusief 
verbindingen en hulpstukken

NEN-EN 641:1994 en Buizen van gewapend beton met plaatstalen kern voor drukleidingen 
inclusief verbindingen en hulpstukken

NEN-EN 681-1:1996 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van 
buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen - Deel 1: Gevulcaniseerde 
rubber

NEN-EN 752:2008 en Buitenriolering
NEN-EN 752:2008 nl Buitenriolering
NEN-EN 858-2:2003 en Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en 

benzine) - Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, 
functionering en onderhoud

NEN-EN 1091:1997 en Buitenriolering onder onderdruk
NEN-EN 1123-2:2006+A1:2007 en Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste thermisch verzinkte 

stalen buizen met spie-mofverbinding voor riolering - Deel 2: Afmetingen

NEN-EN 1295-1:1998 en Buitenriolering en waterleidingen onder verschillende 
belastingsomstandigheden - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 1401-1:2009 en Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering - 
Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken 
en het systeem
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NVN-ENV 1401-2:2001 en Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze rioleringen van 
ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 2: Leidraad voor de 
conformiteitsbeoordeling

NVN-ENV 1401-3:2001 en Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering - 
Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 3: Aanbevolen richtlijnen voor de 
installatie

NEN-EN 1437:2002 en Kunststofleidingsystemen - Leidingsystemen voor buitenriolering - 
Beproevingsmethode voor bepaling van de weerstand tegen 
gecombineerde cyclische temperatuurwisselingen en uitwendige belasting

CEN/TS 1456-2:2005 en Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse en bovengrondse 
drukriolering - Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 2: Aanbevelingen 
voor de conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1610:1998 en Buitenriolering - Aanleg en beproeving van leidingsystemen
NEN-EN 1671:1997 en Overdrukrioleringen buiten gebouwen
NEN-EN 1852-1:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze buitenrioleringen - Polypropeen 

(PP) - Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken en het systeem

NPR-CEN/TS 1852-2:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze buitenrioleringen - Polypropeen 
(PP) - Deel 2: Conformiteitsbeoordeling

NPR-CEN/TS 1852-3:2003 en Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering - Polypropyleen 
(PP) - Deel 3: Aanbevelingen voor de installatie

NPR-CEN/TS 1852-3:2003/A1:2005 en Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering - Polypropyleen 
(PP) - Deel 3: Aanbevelingen voor de installatie

NEN-EN 1916:2002/C2:2007 en Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

NEN-EN 1916:2002/C1:2005 en Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

NEN-EN 1916:2002/C3:2008 en Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

NEN-EN 1916:2002 en Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

NEN-EN 1916:2002 nl Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

NEN-EN 1917:2002/C3:2008 en Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton
NEN-EN 1917:2002/C2:2007 en Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton
NEN-EN 1917:2002 nl Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton
NEN-EN 1917:2002 en Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton
NEN-EN 1917:2002/C1:2005 en Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton
NEN-EN 12666-1:2006 en Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze binnen- en 

buitenrioleringen - Polyetheen (PE) - Deel 1: Eisen voor buizen, 
hulpstukken en het systeem

NEN-EN 12666-1:2006+A1:2011 en Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze binnen- en 
buitenrioleringen - Polyetheen (PE) - Deel 1: Eisen voor buizen, 
hulpstukken en het systeem

NEN-EN 12889:2000 en Buitenriolering - Aanleg en beproeving van leidingsystemen voor 
sleufloze technieken

NEN-EN 13244-1:2003 en Kunststofleidingsystemen voor onder- en bovengrondse 
drukwaterleidingsystemen voor algemeen gebruik, afvoer en rioleringen - 
Polyethyleen (PE) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN 13244-2:2003 en Kunststofleidingsystemen voor onder- en bovengrondse 
drukwaterleidingsystemen voor algemeen gebruik, afvoer en rioleringen - 
Polyethyleen (PE) - Deel 2: Buizen

NEN-EN 13244-3:2003 en Kunststofleidingsystemen voor onder- en bovengrondse 
drukwaterleidingsystemen voor water en buitenriolering - Polyethyleen 
(PE) - Deel 3: Hulpstukken
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NEN-EN 13244-4:2003 en Kunststofleidingsystemen voor onder- en bovengrondse 
drukwaterleidingsystemen voor algemeen gebruik, afvoer en rioleringen - 
Polyethyleen (PE) - Deel 4: Afsluiters

NEN-EN 13244-5:2003 en Kunststofleidingsystemen voor onder- en bovengrondse 
drukwaterleidingsystemen voor algemeen gebruik, afvoer en rioleringen - 
Polyethyleen (PE) - Deel 5: Geschiktheid voor de toepassing van het 
systeem

NPR-CEN/TS 13244-7:2003 en Kunststofleidingsystemen voor onder- en bovengrondse 
drukwaterleidingsystemen voor algemeen gebruik, afvoer en rioleringen - 
Polyethyleen (PE) - Deel 7: Conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 13380:2001 en Algemene eisen voor onderdelen voor renovatie en herstel van de 
buitenriolering

NEN-EN 13476-1:2007 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 
Leidingsystemen met een gestructureerde wand van ongeplasticeerd 
poly(vinyl chloride)(PVC-U), polupropeen (PP) en polyetheen (PE) - Deel 
1: Algemene eisen en prestatieke nmerken

NEN-EN 13476-2:2007 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 
Leidingsystemen met een gestructureerde wand van ongeplasticeerd 
poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - 
Deel 2: Specificaties voor buizen en hulpstukken met gladde binnen- en 
buit enkant en het systeem, Type A

NEN-EN 13476-3:2007+A1:2009 en Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering - 
Leidingsystemen met een gestructureerde wand van ongeplasticeerd 
poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - 
Deel 3: Specifcaties voor buizen, hulpstukken met gladde binnenkant en 
geprofileerde buitenkant en het systeem, Type B

NPR-CEN/TS 13476-4:2008 en Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering - 
Leidingsystemen met een gestructureerde wand van ongeplasticeerd 
poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - 
Deel 4: Leidraad voor conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 13508-1:2003 en Toestand van de buitenriolering - Deel 1: Algemene eisen
NEN-EN 13508-1:2003 nl Toestand van de buitenriolering - Deel 1: Algemene eisen
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 en Onderzoek en beoordeling van de buitenriolering - Deel 2: 

Coderingssysteem bij visuele inspectie
NEN-EN 13566-2:2005 en Kunststofleidingsystemen voor de renovatie van ondergrondse drukloze 

rioleringen - Deel 2: Voeringen met doorlopende leidingen
NEN-EN 13566-7:2007 en Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drukloze 

rioleringen - Deel 7: Voeringen met spiraalvormige buizen
NEN-EN 13598-1:2010 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 

Ongeplasticeerd PVC (PVC-U),polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - 
Deel 1: Specificaties voor aanvullende hulpstukken en inspectieputten

NEN-EN 13598-2:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 
Ongeplasticeerd PVC (PVC-U), polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - 
Deel 2: Specificaties voor inspectieputten in verkeersgebieden en diepe 
ondergrondse installaties

NEN-EN 13598-2:2009/C1:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 
Ongeplasticeerd PVC (PVC-U), polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - 
Deel 2: Specificaties voor inspectieputten in verkeersgebieden en diepe 
ondergrondse installaties

NEN-EN 14364:2006+A1:2008 en Kunststofleidingssystemen voor drukloze riolering of riolering onder druk -
Met glasvezel versterkte thermohardende kunststoffen (GVK) op basis van 
onverzadigde polyester harsen (UP) - Specificaties voor buizen, 
hulpstukken en verbindingen

NEN-EN 14396:2004 en Vaste ladders voor putten
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NEN-EN 14457:2004 en Algemene eisen voor onderdelen voor sleufloos aangelegde 
buitenriolering

CEN/TS 14578:2003 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorziening en riolering - 
Buizen van met glasvezel versterkte thermohardende kunststoffen (GVK) 
op basis van onverzadigde polyester harsen (UP) - Aanbevolen richtlijnen 
voor de installatie

NPR-CEN/TS 14632:2006 en Kunststofleidingsystemen voor rioleringen en watervoorziening, druk en 
drukloos - Glasvezelversterkte thermohardende kunststoffen (GVK) 
gebaseerd op onverzadigde polyesterharsen (UP) - Aanbevelingen voor de 
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 14636-1:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze rioleringen - Polyesterharsbeton - 
Deel 1: Buizen en hulpstukken met flexibele verbindingen

NEN-EN 14636-2:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze rioleringsnetwerken - 
Polyesterharsbeton - Deel 2: Mangat en kamerinspectie

NEN-EN 14654-1:2005 en Aanpak en controle reiniging buitenriolering - Deel 1: Rioolreiniging
NEN-EN 14758-1:2006+A1:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 

Polypropeen met minerale toevoegingen (PP-MD) - Deel 1: Specificaties 
voor buizen, hulpstukken en het systeem

NPR-CEN/TS 14758-2:2007 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 
Polypropeen met minerale toevoegingen (PP-MD) - Deel 2: Leidraad voor 
conformiteitsbeoordeling

NPR-CEN/TS 14758-3:2006 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 
Polypropeen met minerale toevoegingen (PP-MD) - Deel 3: Aanbevolen 
richtlijnen voor installatie

NEN-EN 14801:2006 en Voorwaarden voor drukclassificatie voor producten voor drinkwater- en 
afvalwaterleidingen

NEN-EN 14830:2006 en Thermoplastische inspectieput- en mangat bodem - Beproevingsmethoden 
voor knikweerstand

CEN/TR 14920:2005 en Weerstand van rioolbuizen tegen drukreiniging - Beproevingsmethode met 
bewegende straal

NEN-EN 14982:2006+A1:2010 en Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Kunststof schachten of 
stijgleidingen voor inspectieputten en mangaten - Bepaling van de 
ringstijfheid

NPR-CEN/TR 15128:2005 en Overzicht van Europese normen voor rehabilitatie van de buitenriolering

NEN-EN 15885:2010 en Classificatie en functioneringskarakteristieken van technieken voor 
renovatie en herstel van de buitenriolering

NEN-EN-ISO 1452-2:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen voor boven- en 
ondergrondse rioolpersleiding - Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-
U) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 1452-4:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen en voor boven- 
en ondergrondse rioolpersleiding - Ongeplasticeerd polyvinylchloride 
(PVC-U) - Deel 4: Afsluiters

NEN-EN-ISO 1452-5:2009 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen en voor boven- 
en ondergrondse rioolpersleiding - Ongeplasticeerd polyvinylchloride 
(PVC-U) - Deel 5: Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NEN-ISO 8772:2006 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 
Polyetheen (PE)

NEN-ISO 8773:2006 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 
Polypropeen (PP)

NEN-EN-ISO 11296-1:2011 en Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drukloze 
rioleringsnetwerken - Deel 1: Algemeen
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NEN-EN-ISO 11296-3:2011 en Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse 
watervoorzieningsnetwerken - Deel 3: Voeringen met nauwsluitende 
leidingen

NEN-EN-ISO 11296-4:2011 en Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drukloze 
rioleringsnetwerken - Deel 4: Ter plekke uithardende voeringen

NEN-ISO 21138-1:2008 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 
Leidingsystemen met een gestructureerde wand van ongeplastificeerd PVC 
(PVC-U), polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - Deel 1: Materiaal 
specificaties en prestatie criteria voor buizen, hulpstukken en het systeem

NEN-ISO 21138-2:2008 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 
Leidingsystemen met een gestructureerde wand van ongeplastificeerd PVC 
(PVC-U), polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - Deel 2: Buizen en 
hulpstukken met gladde uitwendige oppervlakte, Type A

NEN-ISO 21138-3:2008 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen - 
Leidingsystemen met een gestructureerde wand van ongeplastificeerd PVC 
(PVC-U), polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - Deel 3: Buizen en 
hulpstukken met geen gladde uitwendige oppervlakte, Type B

NEN-ISO 24511:2008 en Dienstverlening op het gebied van drinkwatervoorziening en 
afvalwatervoorziening - Richtlijnen voor het managen van de 
afvalwatervoorziening en de beoordeling van de dienstverlening

NEN-ISO 25780:2011 en Kunststofleidingsystemen voor druk en drukloze watervoorziening, 
irrigatie, drainage of riolering - Glasvezelversterkte 
kunststofleidingsystemen op basis van onverzadigde polyester hars (UP) - 
Buizen met flexibele hulpstukken bedoeld om te worden geïnstalleerd met 
behulp van gesloten front boortechnieken

N 130:1932 nl Rioleeringsonderdeelen - Gietijzeren straatkolkroosters en 
trottoirkolkdeksels - Gietijzeren inlaatstuk met stalen rooster

N 131:1952 nl Rioleringsonderdelen - Betonnen bakken voor straat- en trottoirkolk (klein 
model)

N 133:1951 nl Rioleringsonderdelen - Gietijzeren inlaatstukken
NEN 1184:1986 nl Aanwijsplaten voor brandkranen, brandputten en toestellen in water-, gas- 

en stadsverwarmingsleidingnetten en voor riolering
NEN 3045:1957/C1:1974 nl Gietijzeren pijpen en hulpstukken voor drukleidingen
NEN 3045:1957 nl Gietijzeren pijpen en hulpstukken voor drukleidingen
NPR 3218:1984 nl Buitenriolering onder vrij verval - Aanleg en onderhoud
NEN 3300:1996 nl Buitenriolering - Termen en definities
NEN 3398:2004 nl Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten
NEN 3399:2004 nl Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten

NEN 7010:1968 nl Gladde draineerbuizen van ongeplasticeerd polyvinylchloride bestemd 
voor de landbouw

NEN 7010:1968 en Gladde draineerbuizen van ongeplasticeerd polyvinylchloride bestemd 
voor de landbouw

NEN 7035:2004 nl Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton
NEN 7036:1976/C1:1981 nl Geribbelde draineerbuizen van ongeplasticeerd PVC
NEN 7036:1976 en Geribbelde draineerbuizen van ongeplasticeerd PVC
NEN 7036:1976 nl Geribbelde draineerbuizen van ongeplasticeerd PVC
NEN 7037:1981 nl Buizen van met glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen voor 

buitenriolering - Eisen en beproevingsmethoden
NEN 7047:1989 nl Omhullingsmateriaal van kokosvezel voor draineerbuizen
NEN 7047:1989/C2:1991 nl Omhullingsmateriaal van kokosvezel voor draineerbuizen
NEN 7048:1989/C1:1989 nl Omhullingsmateriaal van turfvezel voor draineerbuizen
NEN 7048:1989 nl Omhullingsmateriaal van turfvezel voor draineerbuizen
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NEN 7057:1986 nl Kolken, samengesteld uit onderdelen van kunststof en andere materialen - 
Eisen en beproevingsmethoden

NEN 7060:1984/C1:1985 nl Instortmoffen van ongeplasticeerd PVC voor ronde rioolbuizen van 
ongewapend of gewapend beton

NEN 7060:1984 nl Instortmoffen van ongeplasticeerd PVC voor ronde rioolbuizen van 
ongewapend of gewapend beton

NPR 7061:1984/C1:1984 nl Aanleg van rioolpersleidingen van ongeplasticeerd PVC
NPR 7061:1984 nl Aanleg van rioolpersleidingen van ongeplasticeerd PVC
NEN 7067:1982/C1:1984 nl Kolken - Definities,nominale afmetingen en functionele eisen
NEN 7067:1982 nl Kolken - Definities,nominale afmetingen en functionele eisen
NEN 7068:1990 nl Kolken, samengesteld uit beton en gietijzer - Eisen en 

beproevingsmethoden
NEN 7090:1989/C1:1989 nl Omhullingsmateriaal van polypropeenvezels voor draineerbuizen
NEN 7090:1989 nl Omhullingsmateriaal van polypropeenvezels voor draineerbuizen
NEN 7126:2004 nl Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

NEN-EN 1991-2:2003/C1:2010 en Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 2: Verkeersbelasting op 
bruggen

NEN-EN 1991-2:2003 en Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 2: Verkeersbelasting op 
bruggen

NAD-NVN-ENV 1991-3:2002 nl Richtlijnen voor het gebruik van NVN-ENV 1991-3 Eurocode 
1:Ontwerpgrondslagen en belastingen op constructies - Deel 3: 
Verkeersbelastingen op bruggen

NVN-ENV 1991-3:1995 en Eurocode 1:Ontwerpgrondslagen en belastingen op constructies - Deel 3: 
Verkeersbelastingen op bruggen

NEN-EN 1992-2:2005/C1:2008 en Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Bruggen
NAD-NVN-ENV 1992-2:2002 nl Richtlijnen voor het gebruik van NVN-ENV 1992-2 Eurocode 2 - 

Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 2: Betonnen bruggen

NVN-ENV 1992-2:1997 en Eurocode 2 - Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 2: 
Betonnen bruggen

NEN-EN 1992-2:2005 en Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Bruggen
NEN-EN 1993-1-11:2007 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-11: 

Ontwerp en berekening van op trek belaste componenten
NEN-EN 1993-1-11:2007/C1:2009 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-11: 

Ontwerp en berekening van op trek belaste componenten
NAD-NVN-ENV 1993-2:2004 nl Richtlijnen voor het gebruik van NVN-ENV 1993-2:1998 - Eurocode 3 - 

Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 2: Stalen bruggen

NEN-EN 1993-2:2007/C1:2009 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 2: Stalen 
bruggen

NEN-EN 1993-2:2007 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 2: Stalen 
bruggen

NVN-ENV 1994-2:1998 en Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 2: 
Staal-betonbruggen

NEN-EN 1994-2:2006/C1:2008 en Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 2: 
Algemene regels en regels voor bruggen

NEN-EN 1994-2:2006 en Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 2: 
Algemene regels en regels voor bruggen

NEN-EN 1995-2:2005 en Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 2: 
Bruggen

NEN-EN 1998-2:2006 en Eurocode 8: Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige 
constructies - Deel 2: Bruggen

93.040 - Bruggenbouw
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NVN-ENV 1998-2:1995 en Eurocode 8 - Ontwerpbepalingen voor de bestandheid van constructies 
tegen aardbevingen - Deel 2: Bruggen

NEN-EN 1998-2:2006/A1:2009 en Eurocode 8: Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige 
constructies - Deel 2: Bruggen

NEN-EN 1998-2:2006/C1:2010 en Eurocode 8: Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige 
constructies - Deel 2: Bruggen

NEN-EN 13596:2004 en Flexibele banen voor waterafdichting - Waterafdichtingen voor betonnen 
brugdekken en andere oppervlakken van beton bestemd voor voertuigen - 
Bepaling van de hechtsterkte

NEN-EN 15050:2007 en Vooraf vervaardigde betonproducten - Brugelementen
NEN-ISO 14963:2003 en Mechanische trillingen en schok - Richtlijnen voor dynamische 

beproevingen en onderzoeken van bruggen en viaducten
NEN-ISO 22762-2:2010 en Seismische beschermingsisolatoren van elastomeer - Deel 2: Toepassingen 

voor bruggen - Specificaties
NEN-EN 1993-1-11:2007/NB:2011 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-11 Eurocode 3: Ontwerp en 

berekening van staalconstructies - Deel 1-11: Ontwerp en berekening van 
op trek belaste componenten (inclusief C1:2009)

NEN 2008:1977/C1:1979 nl Voorschriften voor het vervaardigen van stalen bruggen - VVSB 1977
NEN 2008:1977 nl Voorschriften voor het vervaardigen van stalen bruggen - VVSB 1977
NEN 6786:2001/A1:2002 nl Voorschriften voor het ontwerpen van beweegbare bruggen (VOBB)
NEN 6786:2001 nl Voorschriften voor het ontwerpen van beweegbare bruggen (VOBB)
NEN 6787:2003 nl Het ontwerpen van beweegbare bruggen - Veiligheid

NEN-EN 815:1996+A2:2010 en Veiligheid van niet-afgeschermde machines voor het boren van tunnels en 
machines zonder aandrijfas voor het boren in rotsen - Veiligheidseisen

NEN-EN 12110:2002+A1:2008 en Tunnelbouwmachines - Luchtsluizen - Veiligheidseisen
NEN-EN 12111:2003+A1:2009 en Tunnelbouwmachines - Continu-graafmachines - Veiligheidseisen
NEN-EN 12336:2005+A1:2008 en Tunnelbouwmachines - Schermmachines, persboormachines, 

augerboormachines, machines voor het aanbrengen van tunnelbekleding - 
Veiligheidseisen

NEN-EN 14067-5:2006+A1:2010 en Railtoepassingen - Aerodynamica - Deel 5: Eisen en 
beproevingsprocedures voor aerodynamica in tunnels

NEN-ISO 14837-1:2005 en Mechanische trillingen - Door de grond gevoerde trillingen ontstaan door 
railsystemen - Deel 1: Algemene leidraad

NEN 449:1969 nl Weg- en waterbouwkundige tekeningen - Aanduidingen van lengte- en 
dwarsprofielen

NEN-EN 500-1:2006+A1:2009 en Mobiele wegenbouwmachines - Veiligheid - Deel 1: Algemene eisen
NEN-EN 500-2:2006+A1:2008 en Mobiele wegenbouwmachines - Veiligheid - Deel 2: Bijzondere eisen 

voor wegenfreesmachines
NEN-EN 500-3:2006+A1:2008 en Mobiele wegenbouwmachines - Veiligheid - Deel 3: Bijzondere eisen 

voor machines voor de bodemstabilisatie
NEN-EN 500-4:2011 en Mobiele wegenbouwmachines - Veiligheid - Deel 4: Specifieke eisen voor 

verdichtingsmachines
NEN-EN 1367-2:2009 en Beproevingsmethoden voor de thermische eigenschappen en verwering 

van toeslagmaterialen - Deel 2: Magnesiumsulfaatproef
NEN-EN 1429:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de zeefrest van 

bitumenemulsies, en bepaling van de opslagstabiliteit door zeven
NEN-EN 12697-32:2003+A1:2007 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 

Deel 32: Verdichting van bitumineuze mengsels in het laboratorium met 
een trillingsverdichter

NEN-EN 13020:2004+A1:2010 en Machines voor de oppervlaktebehandeling van wegen - Veiligheidseisen

93.080.10 - Wegenbouw

93.060 - Tunnelbouw

93.080.01 - Wegenbouwkunde, algemeen
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NEN-EN 13036-1:2010 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - 
Beproevingsmethoden - Deel 1: Meting van de macrotextuurdiepte van 
een verhardingslaag met een volumetrische methode

NEN-EN 13036-6:2008 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - 
Beproevingsmethoden - Deel 6: Meting van dwars- en langsprofielen in de 
golflengtetrajecten voor vlakheid en megatextuur

NEN-EN 13036-8:2008 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - 
Beproevingsmethoden - Deel 8: Bepaling van vlakheid en 
onregelmatigheden

NEN-EN 13862:2004+A1:2009 en Afkortslijpmachines - Veiligheid
NEN-EN 15144:2007 en;fr;de Winteronderhoudsuitrusting - Terminologie - Termen voor 

winteronderhoud
CEN/TS 15209:2008 en Tastbare oppervlakte bestratingsindicatoren gemaakt van beton, klei en 

steen
NPR-CEN/TS 15366:2009 en Winter- en wegenonderhoudsuitrusting - Vaste absorbeermiddelen 

bedoeld voor weggebruik
NEN-EN 15431:2008 en Winter- en wegenonderhoudsuitrusting - Energiesystemen en gerelateerde 

beheersystemen - Uitwisselbaarheid en prestatie-eisen
NEN-EN 15432-1:2011 en Winter- en wegenonderhoudsuitrustingen - Aan de voorzijde gemonteerde 

apparatuur - Deel 1: Vaste frontmontageplaten
NEN-EN 15436-1:2008 en;fr;de Wegenonderhoudsuitrusting - Deel 1: Terminologie
NEN-EN 15436-2:2008 en Wegenonderhoudsuitrusting - Deel 2: Prestatiebeoordeling
NPR-CEN/TS 15436-3:2009 en Wegenonderhoudsuitrusting - Deel 3: Classificatie
NEN-EN 15436-4:2009 en Wegenonderhoudsuitrusting - Deel 4: Afleveringsacceptatie van de 

machines door de gebruikers
CWA 15846:2008 en Measuring method for Dynamic Compactness & Bearing Capacity with SP

LFWD (Small - plate Light Falling Weight Deflectometer)
NEN-ISO 13472-1:2002 en Akoestiek - Meting in situ van de geluidsabsorptie van wegdekken - Deel 

1: Vrije veld methode
NEN-ISO 13473-2:2002 en Karakterisering van de oppervlaktetextuur van wegdekken met behulp van 

textuurprofielen - Deel 2: Terminologie en basiseisen voor de analyse van 
textuurprofielen van wegdekken

NEN-ISO 13473-3:2002 en Karakterisering van de oppervlaktetextuur van wegdekken met behulp van 
textuurprofielen - Deel 3: Specificatie en classificatie van profielmeters

NEN-ISO 15642:2003 en Wegenbouw en onderhoudsapparatuur - Asfaltmenginstallaties - 
Terminologie en commerciële specificaties

NEN-ISO 15643:2002 en Wegenbouw en het gebruik van apparatuur - Verdelers/sproeiers voor 
bitumineuze bindmiddelen - Terminologie en commerciële specificaties

NEN-ISO 15644:2002 en Wegenbouw en het gebruik van apparatuur - Steenslagverdelers - 
Terminologie en commerciële specificaties

NEN-ISO 15645:2002 en Wegenbouw en onderhoudsapparatuur - Freesmachines - Terminologie en 
commerciële specificaties

NEN-ISO 15688:2003 en Wegenbouw en onderhoudsapparatuur - Bodemstabilisatoren - 
Terminologie en commerciële specificaties

NEN-ISO 15689:2003 en Wegenbouw en het gebruik van apparatuur - Poederverdelers - 
Terminologie en commerciële specificatie

NEN-ISO 15878:2008 en Wegenbouw en onderhoudsmaterieel - Asfalt straatstenen - Terminologie 
en zakelijke specificaties

NEN-ISO 16039:2004 en Wegenbouw en -onderhoudsapparatuur - Antislip klinkers - Woordenlijst 
en commerciële specificaties

NEN-ISO 22242:2005 en Wegenbouw en wegenonderhoudsmachines - Basistypen - Identificatie en 
beschrijvingen

93.080.20 - Wegenbouwmaterialen
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NEN-EN 932-1:1996 nl Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 1: Methoden voor monsterneming

NEN-EN 932-1:1996 en Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 1: Methoden voor monsterneming

NEN-EN 932-2:1999 en Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 2: Methoden voor het delen van 
laboratoriummonsters

NEN-EN 932-3:1996 en Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 3: Procedure en terminologie voor een 
vereenvoudigde petrografische beschrijving

NEN-EN 932-3:1996 nl Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 3: Procedure en terminologie voor een 
vereenvoudigde petrografische beschrijving

NEN-EN 932-5:1999 en Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 5: Algemene apparatuur en kalibratie

NEN-EN 932-6:1999 en Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 6: Definities van herhaalbaarheid en 
reproduceerbaarheid

NEN-EN 933-1:1997 en Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 1: Bepaling van de korrelgrootteverdeling - 
Zeefmethode

NEN-EN 933-1:1997/C11:2010 nl Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 1: Bepaling van de korrelgrootteverdeling - 
Zeefmethode

NEN-EN 933-1:1997+C11:2010 nl Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 1: Bepaling van de korrelgrootteverdeling - 
Zeefmethode

NEN-EN 933-2:1996 nl Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 2: Bepaling van de korrelverdeling - 
Controlezeven, nominale afmetingen van de openingen

NEN-EN 933-2:1996 en Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 2: Bepaling van de korrelverdeling - 
Controlezeven, nominale afmetingen van de openingen

NEN-EN 933-3:1997 nl Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 3: Bepaling van korrelvorm - Vlakheidsindex

NEN-EN 933-3:1997 en Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 3: Bepaling van korrelvorm - Vlakheidsindex

NEN-EN 933-4:2008 en Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 4: Bepaling van de korrelvorm - Korrelvormgetal

NEN-EN 933-5:1998 en Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 5: Bepaling van het percentage van gebroken 
oppervlakken in grove toeslagmaterialen

NEN-EN 933-5:1998/A1:2004 en Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 5: Bepaling van het percentage van gebroken 
oppervlakken in grove toeslagmaterialen

NEN-EN 933-6:2001/C1:2006 en Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 6: Beoordeling van oppervlakte-eigenschappen - 
Stroomcoëfficiënt van toeslagmaterialen

NEN-EN 933-6:2001 en Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 6: Beoordeling van oppervlakte-eigenschappen - 
Stroomcoëfficiënt van toeslagmaterialen

NEN-EN 933-7:1998 en Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 7: Bepaling van het gehalte aan schelpen - 
Percentage schelpen in grove toeslagmaterialen
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NEN-EN 933-8:1999 en Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 8: Beoordeling van fijn materiaal - 
Zandequivalentbeproeving

NEN-EN 933-8:1999 nl Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 8: Beoordeling van fijn materiaal - 
Zandequivalentbeproeving

NEN-EN 933-9:2009 en Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 9: Beoordeling van fijn materiaal - 
Methyleenblauwproef

NEN-EN 933-10:2009 en Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 10: Beoordeling van fijn materiaal - 
Korrelverdeling van vulstoffen (luchtstraalzeving)

NEN-EN 1097-2:2010 en Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 2: Methoden voor de bepaling 
van de weerstand tegen verbrijzeling

NEN-EN 1097-3:1998 en Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 3: Bepaling van de dichtheid 
van onverdicht materiaal en het gehalte aan holle ruimten

NEN-EN 1097-3:1998 nl Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 3: Bepaling van de dichtheid 
van onverdicht materiaal en het gehalte aan holle ruimten

NEN-EN 1097-4:2008 en Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 4: Bepaling van de holle 
ruimten in droge verdichte vulstof

NEN-EN 1097-5:2008 en Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 5: Bepaling van het 
watergehalte door drogen in een geventileerde oven

NEN-EN 1097-6:2000 en Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 6: Bepaling van de 
deeltjesdichtheid en de wateropname

NEN-EN 1097-6:2000/C1:2003 en;de;fr Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 6: Bepaling van de 
deeltjesdichtheid en de wateropname

NEN-EN 1097-7:2008 en Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 7: Bepaling van de dichtheid 
van vulstof - Methode met pyknometer

NEN-EN 1097-8:2009 en Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 8: Bepaling van de 
polijstwaarde

NEN-EN 1097-10:2003 en Beproevingsmethoden voor de mechanische en fysische eigenschappen 
van toeslagmaterialen - Deel 10: Bepaling van de waterzuighoogte

NEN-EN 1338:2003/C1:2006 en Betonstraatstenen - Eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 1338:2003 en Betonstraatstenen - Eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 1338:2003 nl Betonstraatstenen - Eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 1339:2003/C1:2006 en Betontegels - Eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 1339:2003 nl Betontegels - Eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 1339:2003 en Betontegels - Eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 1340:2003/C1:2006 en Trottoirbanden - Eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 1340:2003 en Trottoirbanden - Eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 1340:2003 nl Betonbanden - Eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 1341:2002 en Platen van natuursteen voor buitenbestrating - Eisen en 

beproevingsmethoden
NEN-EN 1342:2002 en Keien van natuursteen voor buitenbestrating - Eisen en 

beproevingsmethoden
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NEN-EN 1343:2002 en Banden van natuursteen voor buitenbestrating - Eisen en 
beproevingsmethoden

NEN-EN 1344:2002 en Gebakken straatsteen - Eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 1344:2002 nl Straatbaksteen - Eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 1367-2:2009 en Beproevingsmethoden voor de thermische eigenschappen en verwering 

van toeslagmaterialen - Deel 2: Magnesiumsulfaatproef
NEN-EN 1367-3:2001/C1:2006 en Beproevingsmethoden voor de thermische eigenschappen en verwering 

van toeslagmaterialen - Deel 3: Kookproef voor "Zonnebrandbasalt"

NEN-EN 1367-3:2001 en Beproevingsmethoden voor de thermische eigenschappen en verwering 
van toeslagmaterialen - Deel 3: Kookproef voor "Zonnebrandbasalt"

NEN-EN 1367-4:2008 en Beproevingsmethoden voor de thermische eigenschappen en verwering 
van toeslagmaterialen - Deel 4: Bepaling van de krimp door drogen

NEN-EN 1367-5:2011 en Beproevingsmethoden voor de thermische eigenschappen en verwering 
van toeslagmaterialen - Deel 5: Bepaling van de weerstand tegen 
kortstondige verhitting

NEN-EN 1425:1999 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Karakterisering van de direct 
waarneembare eigenschappen

NEN-EN 1428:1999 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van het gehalte aan 
water in bitumenemulsies - Azeotropisch destillatiemethode

NEN-EN 1431:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de hoeveelheid 
residu en het oliedestillaat van bitumenemulsies door destillatie

NEN-EN 1463-1:2009 en Wegmarkeringsmaterialen - Retroreflecterende wegdekreflectoren - Deel 
1: Initiële producteisen

NEN-EN 1744-1:2009 en Beproevingsmethoden voor de chemische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 1: Chemische analyse

NEN-EN 1744-3:2002 en Beproevingsmethoden voor de chemische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 3: Uitlogen van toeslagmaterialen en 
voorbehandeling van eluaten

NEN-EN 12271:2007 en Oppervlakbehandeling van verhardingsoppervlakken - Eisen
NEN-EN 12272-1:2002 en Oppervlakbehandeling van verhardingsoppervlakken - 

Beproevingsmethoden - Deel 1: Aanbrengen van het bindmiddel en de 
steenslag - Hoeveelheid en nauwkeurigheid

NEN-EN 12272-2:2003 en Oppervlakbehandeling - Beproevingsmethoden - Deel 2: Visuele 
beoordeling van defecten

NEN-EN 12272-3:2003 en Oppervlaktebehandeling van verhardingen - Beproevingsmethode - Deel 
3: Bepaling van het hechtvermogen van bindmiddel en steenslag met de 
Vialitplaat-schokproef

NEN-EN 12273:2008 en Emulsie-asfaltbeton - Voorschriften
NEN-EN 12274-1:2002 en Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 1: Monsterneming 

voor de extractie
NEN-EN 12274-2:2003 en Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethode - Deel 2: Bepaling van het 

bitumengehalte van het mengsel
NEN-EN 12274-3:2002 en Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 3: Consistentie
NEN-EN 12274-4:2003 en Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 4: Bepaling van de 

cohesie van het mengsel
NEN-EN 12274-5:2003 en Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethode - Deel 5: Bepaling van de 

slijtage
NEN-EN 12274-6:2002 en Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 6: 

Hoeveelheidsbepaling
NEN-EN 12274-7:2005 en Emulsie-asfaltbeton - Deel 7: Schud-/slijtproef
NEN-EN 12274-8:2005 en Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 8: Visuele beoordeling 

van defecten

Pagina 316 van 353



NEN-EN 12591:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Specificaties voor 
penetratiebitumen

NEN-EN 12606-2:1999 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van het gehalte aan 
paraffinewas - Deel 2: Extractiemethode

NVN-ENV 12633:2003 en Methode voor de bepaling van de stroefheid van ongepolijste en gepolijste 
oppervlakken

NEN-EN 12697-1:2005 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 1: Gehalte aan oplosbaar bindmiddel

NEN-EN 12697-1:2005 nl Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 1: Gehalte aan oplosbaar bindmiddel

NEN-EN 12697-2:2002+A1:2007 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethode voor warm bereid asfalt - 
Deel 2: Bepaling van de deeltjesgrootteverdeling

NEN-EN 12697-2:2002+A1:2007 nl Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethode voor warm bereid asfalt - 
Deel 2: Bepaling van de deeltjesgrootteverdeling

NEN-EN 12697-3:2005 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 3: Terugwinning van bitumen: Rotatieverdamper

NEN-EN 12697-3:2005 nl Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 3: Terugwinning van bitumen: Rotatieverdamper

NEN-EN 12697-4:2005 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 4: Terugwinning van bitumen - Destillatiekolom

NEN-EN 12697-5:2009 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm-asfalt - Deel 5: 
Bepaling van de mengseldichtheid

NEN-EN 12697-6:2003+A1:2007 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 6: Bepaling van de proefstukdichtheid

NEN-EN 12697-6:2003+A1:2007 nl Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 6: Bepaling van de proefstukdichtheid

NEN-EN 12697-7:2002 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 7: Bepaling van de proefstukdichtheid met gammastraling

NEN-EN 12697-8:2003 nl Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 8: Bepaling van het gehalte aan poriën in bitumineuze proefstukken

NEN-EN 12697-8:2003 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 8: Bepaling van het gehalte aan poriën in bitumineuze materialen

NEN-EN 12697-9:2002 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 9: Bepaling van de referentiedichtheid

NEN-EN 12697-10:2001/C1:2007 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 10: Bepaling van de verdichtbaarheid

NEN-EN 12697-10:2001+C1:2008 nl Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 10: Bepaling van de verdichtbaarheid

NEN-EN 12697-10:2001 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 10: Bepaling van de verdichtbaarheid

NEN-EN 12697-11:2005/C1:2007 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 11: Bepaling van de affiniteit van toeslagmateriaal voor bitumen

NEN-EN 12697-11:2005 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 11: Bepaling van de affiniteit van toeslagmateriaal voor bitumen

NEN-EN 12697-12:2008 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 12: Bepaling van de watergevoeligheid van bitumineuze 
proefstukken

NEN-EN 12697-13:2000 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 13: Temperatuurmeting

NEN-EN 12697-13:2000/C1:2001 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 13: Temperatuurmeting
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NEN-EN 12697-13+C1:2009 nl Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 13: Temperatuurmeting

NEN-EN 12697-14:2000/C1:2001 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 14: Watergehalte

NEN-EN 12697-14+C1:2009 nl Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 14: Watergehalte

NEN-EN 12697-14:2000 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 14: Watergehalte

NEN-EN 12697-15:2003 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 15: Bepaling van de ontmengingsgevoeligheid

NEN-EN 12697-16:2004 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Afslijting doorspijkerbanden

NEN-EN 12697-17:2004+A1:2007 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 17:Deeltjesverlies van zeer open asfaltbeton

NEN-EN 12697-17+A1:2007 nl Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 17:Deeltjesverlies van zeer open asfaltbeton

NEN-EN 12697-18:2004 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 18: Afgedropen bindmiddel

NEN-EN 12697-18:2004 nl Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 18: Afgedropen bindmiddel

NEN-EN 12697-19:2004+A1:2007 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 19: Doorlatendheid van proefstukken

NEN-EN 12697-19+A1:2007 nl Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 19: Doorlatendheid van proefstukken

NEN-EN 12697-20:2004 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 20: Indringingsproef op kubusvormige of Marshallproefstukken

NEN-EN 12697-21:2003 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 21: Indringingsproef op proefplaten

NEN-EN 12697-21+C1:2009 nl Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 21: Indringingsproef op proefplaten

NEN-EN 12697-21:2003/C1:2007 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 21: Indringingsproef op proefplaten

NEN-EN 12697-22:2004+A1:2007 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 22: Wielspoorproef

NEN-EN 12697-23:2003 nl Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 23: Bepaling van de splijttreksterkte van bitumineuze proefstukken

NEN-EN 12697-23:2003 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 23: Bepaling van de splijttreksterkte van bitumineuze proefstukken

NEN-EN 12697-24:2004+A1:2007 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 24: Weerstand tegen vermoeiing

NEN-EN 12697-24+A1:2007 nl Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 24: Weerstand tegen vermoeiing

NEN-EN 12697-25:2005 nl Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 25: Cyclische drukproef

NEN-EN 12697-25:2005 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 25: Cyclische drukproef

NEN-EN 12697-26:2004 nl Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 26: Stijfheid

NEN-EN 12697-26:2004 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 26: Stijfheid

NEN-EN 12697-27:2001 nl Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 27: Monsterneming
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NEN-EN 12697-27:2001 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 27: Monsterneming

NEN-EN 12697-28:2001 nl Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 28: Bereiding van monsters voor de bepaling van het 
bindmiddelgehalte, watergehalte en de korrelverdeling

NEN-EN 12697-28:2001 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 28: Bereiding van monsters voor de bepaling van het 
bindmiddelgehalte, watergehalte en de korrelverdeling

NEN-EN 12697-29:2002 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethode voor warm bereid asfalt - 
Deel 29: Bepaling van de afmetingen van het proefstuk

NEN-EN 12697-29:2002 nl Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethode voor warm bereid asfalt - 
Deel 29: Bepaling van de afmetingen van het bitumineuze proefstuk

NEN-EN 12697-30:2004+A1:2007 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 30: Proefstukken verdicht met een slagverdichter

NEN-EN 12697-31:2007 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 31: Proefstukken verdicht met een gyratorverdichter

NEN-EN 12697-33:2004+A1:2007 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 33: Proefplaten verdicht met een handwals

NEN-EN 12697-33+A1:2007 nl Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 33: Proefplaten verdicht met een handwals

NEN-EN 12697-34:2004+A1:2007 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 34: Marshallproef

NEN-EN 12697-35:2004+A1:2007 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 35: Mengen in het laboratorium

NEN-EN 12697-35+A1:2007 nl Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 35: Mengen in het laboratorium

NEN-EN 12697-36:2003 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 36: Bepaling van de dikte van een bitumineuze laag

NEN-EN 12697-37:2003 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 37: Heetzandproef voor de hechting van bindmiddel aan 
vooromhulde steenslag voor "Hot Rolled Asphalt"

NEN-EN 12697-38:2004 nl Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 38: Algemene apparatuur en kalibratie

NEN-EN 12697-38:2004 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 38: Algemene apparatuur en kalibratie

NEN-EN 12697-39:2004 nl Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 39: Bepaling van het bindmiddelgehalte door ontbranding

NEN-EN 12697-39:2004 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 39: Bepaling van het bindmiddelgehalte door ontbranding

NEN-EN 12697-40:2005 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 40:In-situ afwatering

NEN-EN 12697-41:2005 en Bitumineuze mengels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 41: Weerstand tegen ontdooiingsvloeistoffen

NEN-EN 12697-42:2005 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 42: Hoeveelheid aan vreemde deeltjes in asfaltgranulaat

NEN-EN 12697-43:2005 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 43: Weerstand tegen brandstof

NEN-EN 12697-44:2010 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 44: Scheurvoortplanting door half-cirkel buigproef

NEN-EN 12697-47:2010 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - 
Deel 47: Bepaling van het asgehalte van natuurlijk asfalt

NEN-EN 12802:2011 en Wegmarkeringsmaterialen - Methoden van laboratoriumonderzoek en 
identificatie
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NEN-EN 12847:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van het ontmenggedrag 
van bitumenemulsies

NEN-EN 13036-1:2010 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - 
Beproevingsmethoden - Deel 1: Meting van de macrotextuurdiepte van 
een verhardingslaag met een volumetrische methode

NPR-CEN/TS 13036-2:2010 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - 
Beproevingsmethoden - Deel 2 : Beoordeling van de stroefheid van een 
verhardingsoppervlak gebruikmakend van dynamische meetsystemen

NEN-EN 13036-3:2003 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - 
Beproevingsmethoden - Deel 3: Meting van horizontale afwatering van 
deklagen

NEN-EN 13036-4:2003 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - 
Beproevingsmethoden - Deel 4: Methode voor de meting van de stroefheid 
van een oppervlak - De slingerproef

NEN-EN 13036-7:2003 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - 
Beproevingsmethoden - Deel 7: Vlakheidsmeting van een 
verhardingsoppervlak met een rei

NEN-EN 13043:2003 en Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, 
vliegvelden en andere verkeersgebieden

NEN-EN 13043:2003/C1:2006 en Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, 
vliegvelden en andere verkeersgebieden

NEN-EN 13055-2:2004 en Lichte toeslagmaterialen - Deel 2: Lichte toeslagmaterialen voor 
bitumineuze mengsels en oppervlakbehandelingen en voor ongebonden en 
gebonden toepassingen

NEN-EN 13108-1:2006 nl Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 1: Asfaltbeton
NEN-EN 13108-1:2006 en Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 1: Asfaltbeton
NEN-EN 13108-1:2006/C1:2008 en Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 1: Asfaltbeton
NEN-EN 13108-2:2006/C1:2008 en Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 2: Asfaltbeton voor 

zeer dunne lagen
NEN-EN 13108-2:2006 en Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 2: Asfaltbeton voor 

zeer dunne lagen
NEN-EN 13108-2:2006 nl Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 2: Asfaltbeton voor 

zeer dunne lagen
NEN-EN 13108-3:2006/C1:2008 en Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificatie - Deel 3: Zacht asfalt
NEN-EN 13108-3:2006 en Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificatie - Deel 3: Zacht asfalt
NEN-EN 13108-4:2006 en Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 4: Warmgewalst 

asfalt
NEN-EN 13108-4:2006/C1:2008 en Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 4: Warmgewalst 

asfalt
NEN-EN 13108-5:2006/C1:2008 en Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 5: 

Steenmastiekasfalt
NEN-EN 13108-5:2006 en Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 5: 

Steenmastiekasfalt
NEN-EN 13108-5:2006 nl Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 5: 

Steenmastiekasfalt
NEN-EN 13108-6:2006 en Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 6: Gietasfalt
NEN-EN 13108-6:2006/C1:2008 en Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 6: Gietasfalt
NEN-EN 13108-6:2006 nl Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 6: Gietasfalt
NEN-EN 13108-7:2006/C1:2008 en Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 7: Zeer open 

asfaltbeton
NEN-EN 13108-7:2006 en Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 7: Zeer open 

asfaltbeton
NEN-EN 13108-7:2006 nl Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 7: Zeer open 

asfaltbeton
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NEN-EN 13108-8:2005 en Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 8: Asfaltgranulaat

NEN-EN 13108-20:2006 en Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 20: Typeonderzoek

NEN-EN 13108-20:2006 nl Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 20: Typeonderzoek

NEN-EN 13108-20:2006/C1:2008 en Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 20: Typeonderzoek

NEN-EN 13108-21:2006 en Bitumineuze mengsels - Specificaties van materialen - Deel 21: 
Productiecontrole in de fabriek (FPC)

NEN-EN 13108-21:2006 nl Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 21: 
Productiecontrole in de fabriek (FPC)

NEN-EN 13108-21:2006/C1:2008 en Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 21: Productie 
controle in de fabriek (FPC)

NEN-EN 13179-1:2000 en Beproevingen voor minerale vulstof in bitumineuze mengsels - Deel 1: 
Deltaring- en kogelproef

NEN-EN 13179-2:2000 en Beproevingen voor minerale vulstof in bitumineuze mengsels - Deel 2: 
Bitumengetal

NEN-EN 13197:2011 en Wegmarkeringsmaterialen - Beproeving op de slijtagesimulator
NEN-EN 13212:2011 en Wegmarkeringsmaterialen - Eisen te stellen aan de productiecontrole
NEN-EN 13242:2003+A1:2008 en Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen 

voor civieltechnische- en wegenbouw
ENV 13282:2000 en Hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw - Samenstelling, 

specificaties en conformiteitscriteria
NEN-EN 13285:2010 en Ongebonden mengsels - Eisen
NEN-EN 13286-1:2003 en Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 1: 

Laboratoriumbeproevingsmethoden voor het bepalen van de 
referentiedichtheid en het watergehalte - Inleiding, algemene eisen en 
monsterneming

NEN-EN 13286-2:2010 en Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 2: 
Beproevingsmethoden voor het bepalen van de 
laboratoriumreferentiedichtheid en het watergehalte - Proctorverdichting

NEN-EN 13286-3:2003 en Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 3: 
Laboratoriumbeproevingsmethoden voor het bepalen van de 
referentiedichtheid en het watergehalte - "Controlled Parameters 
Vibrocompression"(CPVC)

NEN-EN 13286-4:2003 en Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 4: 
Laboratoriumbeproevingsmethoden voor het bepalen van de 
referentiedichtheid en het vochtgehalte - Trilhamer

NEN-EN 13286-5:2003 en Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 5: 
Laboratoriumbeproevingsmethoden voor het bepalen van de 
referentiedichtheid en het watergehalte - Triltafel

NEN-EN 13286-7:2004 en Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Beproevingsmethoden - 
Deel 7: Traxiaalproef met cyclische belasting voor ongebonden mengsels

NEN-EN 13286-40:2003 en Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 40: 
Beproevingsmethode voor de bepaling van de treksterkte van hydraulisch 
gebonden mengsels onder directe trekbelasting

NEN-EN 13286-41:2003 en Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 41: Bepaling van 
de druksterkte van hydraulisch gebonden mengsels

NEN-EN 13286-42:2003 en Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 42: 
Beproevingsmethode voor de bepaling van de splijttreksterkte hydraulisch 
gebonden mengsels

Pagina 321 van 353



NEN-EN 13286-43:2003 en Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 43: 
Beproevingsmethode voor de bepaling van de elasticiteitsmodulus van 
hydraulisch gebonden mengsels

NEN-EN 13286-44:2003 en Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 44: 
Beproevingsmethoden voor de bepaling van de alfa-coëfficient van 
verglaasd hoogovenslak

NEN-EN 13286-45:2003 en Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 45: 
Beproevingsmethode voor de bepaling van de verwerkbaarheidsperiode 
van hydraulisch gebonden mengsels

NEN-EN 13286-46:2003 en Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 46: 
Beproevingsmethoden voor de bepaling van de verdichtbaarheid, het 
vochtgehalte

NEN-EN 13286-47:2004 en Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 47: 
Beproevingsmethode voor de bepaling van de California bearing ratio, 
immediate bearing index en de lineaire zwelling

NEN-EN 13286-48:2005 en Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 48: 
Beproevingsmethode voor de bepaling van de verpulveringsgraad

NEN-EN 13286-49:2004 en Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 49: Versnelde 
zwelproef voor grond behandeld met kalk en /of hydraulische 
bindmiddelen

NEN-EN 13286-50:2005 en Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 50: Methode voor 
het maken van proefstukken van hydraulisch gebonden mengsels door 
verdichting met proctorapparatuur of triltafel

NEN-EN 13286-51:2005 en Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 51: Methode voor 
het maken van proefstukken van hydraulische gebonden mengsels door 
verdichting met een trilhamer

NEN-EN 13286-52:2005 en Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 52: Methode voor 
het maken van proefstukken van hydraulisch gebonden mengsels door 
vibro-compressie

NEN-EN 13286-53:2005 en Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 53: Methode voor 
het maken van cylindrische proefstukken van hydraulisch gebonden 
mengsels door axiale compressie

NEN-EN 13459:2011 en Wegmarkeringsmaterialen - Monsterneming uit opslag en beproeving
NEN-EN 13588:2008 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de cohesie van 

bitumineuze bindmiddelen met de slingerproef
NEN-EN 13596:2004 en Flexibele banen voor waterafdichting - Waterafdichtingen voor betonnen 

brugdekken en andere oppervlakken van beton bestemd voor voertuigen - 
Bepaling van de hechtsterkte

NEN-EN 13808:2005 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Raamwerk voor de specificatie 
van kationische bitumenemulsies

NEN-EN 13863-1:2003 en Betonverhardingen - Deel 1: Beproevingsmethode voor de bepaling van 
de dikte van een laag betonverharding door middel van waterpassing

NEN-EN 13863-2:2003 en Betonverhardingen - Deel 2: Beproevingsmethode voor de bepaling van 
de binding tussen twee lagen

NEN-EN 13863-3:2004 en Betonverhardingen - Deel 3: Beproevingsmethoden voor de bepaling van 
de dikte van een betonverharding met een geboord monster

NEN-EN 13863-4:2004 en Betonverhardingen - Deel 4: Beproevingsmethoden voor de bepaling van 
de weerstand tegen slijtage door spijkerbanden

NEN-EN 13877-1:2004 en Betonverhardingen - Deel 1: Materialen
NEN-EN 13877-2:2004 en Betonverhardingen - Deel 2: Functionele eisen
NEN-EN 13877-3:2004 en Betonverhardingen - Deel 3: Specificaties voor deuvels bij gebruik in 

betonverhardingen
NEN-EN 13880-1:2003 en Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 

1:Beproevingsmethode voor de bepaling van de dichtheid bij 25°C
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NEN-EN 13880-2:2003 en Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: 
Beproevingsmethode voor de bepaling van de conuspenetratie bij 25 °C

NEN-EN 13880-3:2003 en Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 3: 
Beproevingsmethoden voor de bepaling van de kogelpenetratie en 
terugvering

NEN-EN 13880-4:2003 en Warm aangebrachte voegafdichtingsmiddelen - Deel 4: 
Beproevingsmethode voor de bepaling van warmteweerstand - 
Verandering van de penetratie-index

NEN-EN 13880-5:2004 en Warm aangebrachte voegafdichtingsmiddelen - Deel 5: 
Beproevingsmethode voor de bepaling van de vloeiweerstand

NEN-EN 13880-6:2004 en Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 6: Methode voor de 
bereiding van proefmonsters

NEN-EN 13880-7:2003 en Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 7: 
Functioneringsproef voor voegafdichtingsmaterialen

NEN-EN 13880-8:2003 en Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 8: 
Beproevingsmethode van de bepaling van de gewichtsverandering van 
brandstofbestendige voegafdichtingsmaterialen na onderdompeling in 
brandstof

NEN-EN 13880-9:2003 en Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 9: 
Beproevingsmethode voor de bepaling van de compatibiliteit met 
asfaltverhardingen

NEN-EN 13880-10:2003 en Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 10: 
Beproevingsmethode voor de bepaling van de adhesie en cohesie na 
voortdurend uitrekken en indrukken

NEN-EN 13880-11:2003 en Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 11: 
Beproevingsmethode voor de vervaardiging van proefblokken van asfalt 
voor de functioneringsproef en voor de bepaling van compatibiliteit met 
asfaltverhardingen

NEN-EN 13880-12:2003 en Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 12: 
Beproevingsmethode voor de fabricage van betonblokken voor de 
rekhechtproef

NEN-EN 13880-13:2003 en Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 13: 
Beproevingsmethode voor de bepaling van de rek (kleefproef)

NEN-EN 13924:2006/C1:2006 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Specificaties voor harde 
penetratiebitumen

NEN-EN 13924:2006 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Specificaties voor harde 
penetratiebitumen

NEN-EN 14023:2010 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Specificaties voor met polymeren 
gemodificeerd bitumen

NEN-EN 14187-1:2003 en Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 1: 
Beproevingsmethode voor de bepaling van de verhardingsgraad

NEN-EN 14187-2:2003 en Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: 
Beproevingsmethode voor de bepaling van de plakvrije tijd

NEN-EN 14187-3:2003 en Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 3: 
Beproevingsmethoden voor de bepaling van de vloeieigenschappen

NEN-EN 14187-4:2003 en Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 4: 
Beproevingsmethode voor de bepaling van massa- en volumeverandering 
na onderdompeling in een proefbrandstof

NEN-EN 14187-5:2003 en Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 5: 
Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand tegen hydrolyse

NEN-EN 14187-6:2003 en Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 6: 
Beproevingsmethode voor de bepaling van adhesie/cohesie-eigenschappen 
na onderdompeling in chemische vloeistoffen
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NEN-EN 14187-7:2003 en Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 7: 
Beproevingsmethode voor de bepaling van de vlambestendigheid

NEN-EN 14187-8:2003 en Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 8: 
Beproevingsmethode voor de bepaling van kunstmatige verwering door 
UV-straling

NEN-EN 14187-9:2006 en Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Beproevingsmethoden - 
Deel 9: Functioneringsproef voor voegafdichtingsmaterialen

NEN-EN 14188-1:2004 en Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Deel 1: Specificaties voor 
warm aangebrachte afdichtingsmaterialen

NEN-EN 14188-2:2004 en Voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties voor koud aangebrachte 
voegafdichtingsmaterialen

NEN-EN 14188-4:2009 en Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Part 4: Specificaties voor 
primers voor gebruik met voegafdichtingsmaterialen

NEN-EN 14227-1:2004 en Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 1: Met cement 
gebonden mengsels van korrelvormige materialen

NEN-EN 14227-2:2004 en Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 2: Slakgebonden 
mengsels

NEN-EN 14227-3:2004 en Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 3: Vliegas voor 
gebonden mengsels

NEN-EN 14227-4:2004 en Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 4: Vliegas voor 
hydraulisch gebonden mengsels

NEN-EN 14227-5:2004 en Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 5: Met hydraulische 
bindmiddelen gebonden mengsels

NEN-EN 14227-10:2006 en Hydraulisch gebonden mensels - Specificaties - Deel 10: Grond behandeld 
met cement

NEN-EN 14227-11:2006 en Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 11: Grond 
behandeld met kalk

NEN-EN 14227-12:2006 en Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 12: Grond 
behandeld met slak

NEN-EN 14227-13:2006 en Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 13: Grond 
behandeld met hydraulisch bindmiddel voor wegenbouwmaterialen

NEN-EN 14227-14:2006 en Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 14: Grond 
behandeld met vliegas

NEN-EN 14260:2003 en Afgeleide producten van steenkoolpyrolyse - Koolteer en op koolteer 
gebaseerde bindmiddelen en gerelateerde producten:Wegenteer - 
Eigenschappen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14840:2005 en Voegvulmiddelen en afdichtingsmateralen - Beproevingsmethoden voor 
voorgevormde voegafdichtingsmaterialen

NEN-EN 15381:2008 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor het gebruik in wegverhardingen en asfaltdeklagen

NEN-EN 15382:2008 en Geokunststof-afdichtingen - Vereiste eigenschappen voor gebruik bij 
transportinfrastructuur

NEN-EN 15466-1:2009 en Primers voor koud en warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - 
Deel 1: Bepaling van de homogeniteit

NEN-EN 15466-2:2009 en Primers voor koud en warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - 
Deel 2: Bepaling van de alkalibestandheid

NEN-EN 15466-3:2009 en Primers voor koud en warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - 
Deel 3: Bepaling van het gehalte aan vaste stoffen en het 
verdampingsgedrag van vluchtige stoffen

NEN-EN 15626:2009 en Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de hechting van 
vloeibare bitumineuze bindmiddelen door onderdompelproef in water - 
Methode met toeslagmateriaal
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CEN/TS 15901-1:2009 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - Deel 1: 
Procedure voor het bepalen van de stroefheid van een 
verhardingsoppervlak met gebruik van een apparaat met 'longitudinal 
fixed slip ratio' (LFCS): RoadSTAR

CEN/TS 15901-2:2009 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - Deel 2: 
Procedure voor het bepalen van de stroefheid van een 
verhardingsoppervlak met gebruik van een apparaat met 'longitudinal 
controlled slip' (LFCRNL): ROAR (Road Analyser and Recorder of 
Norsemeter)

CEN/TS 15901-3:2009 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - Deel 3: 
Procedure voor het bepalen van de stroefheid van een 
verhardingsoppervlak met gebruik van een apparaat met 'longitudinal 
controlled slip' (LFCA): The ADHERA

CEN/TS 15901-4:2009 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - Deel 4: 
Procedure voor het bepalen van de stroefheid van een oppervlak met 
gebruik van een apparaat met 'longitudinal controlled slip' (LFCT): Tatra 
Runway Tester (TRT)

CEN/TS 15901-5:2009 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - Deel 5: 
Procedure voor het bepalen van de stroefheid van een 
verhardingsoppervlak met gebruik van een apparaat met 'longitudinal 
controlled slip' (LFCRDK): ROAR (Road Analyser and Recorder of 
Norsemeter)

CEN/TS 15901-6:2009 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - Deel 6: 
Procedure voor de bepaling van de stroefheid van een 
verhardingsoppervlak door meting van de 'sideway force coëfficiënt' 
(SFCS): de 'SCRIM'

CEN/TS 15901-7:2009 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - Deel 7: 
Procedure voor het bepalen van de stroefheid van een 
verhardingsoppervlak met gebruik van een apparaat met 'longitudinal 
fixed slip ratio' (LFCG): the GripTester®

CEN/TS 15901-8:2009 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - Deel 8: 
Procedure voor het bepalen van de stroefheid van een 
verhardingsoppervlak met gebruik van 'sideway-force coefficient' (SFCD): 
SKM

CEN/TS 15901-9:2009 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - Deel 2: 
Procedure voor het bepalen van de stroefheid van een 
verhardingsoppervlak met gebruik van een apparaat met 'longitudinal 
friction coefficient' (LFCD): DWWNL skid resistance trailer

CEN/TS 15901-10:2009 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - Deel 10: 
Procedure voor het bepalen van de stroefheid van een 
verhardingsoppervlak met gebruik van een apparaat met 'longitudinal 
block measurement' (LFCSK): the Skiddometer BV-8

NPR-CEN/TS 15901-11:2011 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - Deel 11: 
Procedure voor het bepalen van de stroefheid van een 
verhardingsoppervlak met gebruik van een apparaat met 'longitudinal 
block measurement' (LFCSR): de SRM

NPR-CEN/TS 15901-12:2011 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - Deel 12: 
Procedure voor het bepalen van de stroefheid van een 
verhardingsoppervlak met gebruik van een apparaat met 'longitudinal 
controlled slip': de BV 11 en Saab friction tester (SFT)

NPR-CEN/TS 15901-13:2011 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - Deel 13: 
Procedure voor het bepalen van de stroefheid van een 
verhardingsoppervlak met gebruik van 'sideway-force coefficient' (SFCO): 
de Odioliograph

NEN-ISO 13472-1:2002 en Akoestiek - Meting in situ van de geluidsabsorptie van wegdekken - Deel 
1: Vrije veld methode
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NEN-ISO 13472-2:2010 en Akoestiek - Meting in situ van geluidsabsorptie van wegdekken - Deel 2: 
Spot methode voor reflecterende oppervlakken

NEN-ISO 13473-2:2002 en Karakterisering van de oppervlaktetextuur van wegdekken met behulp van 
textuurprofielen - Deel 2: Terminologie en basiseisen voor de analyse van 
textuurprofielen van wegdekken

NEN-ISO 13473-3:2002 en Karakterisering van de oppervlaktetextuur van wegdekken met behulp van 
textuurprofielen - Deel 3: Specificatie en classificatie van profielmeters

NPR-ISO/TS 13473-4:2008 en Karakterisering van de oppervlaktetextuur van wegdekken met behulp van 
textuurprofielen - Deel 4: Spectraalanalyse oppervlaktetextuur van 
wegdekken

NEN-EN-ISO 13473-5:2010 en Karakterisering van de textuur van wegverhardingen met 
oppervlakprofielen - Deel 5: Bepaling van megastructuur

NEN-ISO 15642:2003 en Wegenbouw en onderhoudsapparatuur - Asfaltmenginstallaties - 
Terminologie en commerciële specificaties

N 1100:1950 nl Hoogovenslak voor wegenbouw - Definitie en keuringseisen
N 1101:1950 nl Hoogovenslak voor wegenbouw - Uitvoering van de keuringsproeven
N 1561:1954 nl Natuursteen - Steenstukken en steenslag voor wegverharding - Algemene 

bepalingen en keuringseisen
N 1562:1954 nl Natuursteen - Keuringsproeven
NEN 3813:2010 nl Nederlandse invulling van NEN-EN 13055-2 "Lichte toeslagmaterialen - 

Deel 2: Lichte toeslagmaterialen voor bitumineuze mengsels en 
oppervlakbehandelingen en voor ongebonden en gebonden toepassingen"

NEN 3906:1982 nl Bitumen- en teerprodukten - Asfaltkleefmiddel voor wegenbouwkundige 
toepassing

NEN 5179:2010 nl Nederlandse aanvulling op NEN-EN 13285 "Ongebonden mengsels - 
Eisen"

NEN 6240:2005/A1:2006 nl Nederlandse invulling van NEN-EN 13043 "Toeslagmaterialen voor asfalt 
en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere 
verkeersgebieden"

NEN 6240:2005 nl Nederlandse invulling van NEN-EN 13043 "Toeslagmaterialen voor asfalt 
en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere 
verkeersgebieden"

NEN 7030:1975 nl Waterkerende dilatatievoegstroken en al of niet waterkerende oplegstroken 
van rubber

NEN-EN 1317-1:1998 en Afschermende constructies voor wegen - Deel 1: Terminologie en 
algemene criteria voor beproevingsmethoden

NEN-EN 1317-1:2011 en Afschermende constructies voor wegen - Deel 1: Terminologie en 
algemene criteria voor beproevingsmethoden

NEN-EN 1317-2:2010 en Afschermende constructies voor wegen - Deel 2: Prestatieklassen, 
botsproef-beoordelingscriteria en beproevingsmethoden voor vangrails en 
voertuiggeleiding

NEN-EN 1317-3:2010 en Afschermende constructies voor wegen - Deel 3: Prestatieklassen, 
beoordelingscriteria voor botsproeven en beproevingsmethoden voor 
obstakelbeveiligers

NVN-ENV 1317-4:2001 en Afschermende constructies voor wegen - Deel 4: Prestatieklassen, 
aanvaardingscriteria voor botsproeven en beproevingsmethoden voor 
begin- en eindconstructies en overgangsconstructies van geleiderail

NEN-EN 1317-5:2007+A1:2008 en Afschermende constructies voor wegen - Deel 5: Producteisen en 
conformiteitsbeoordeling voor afschermende constructies voor 
wegvoertuigen

NEN-EN 1423:1997/A1:2003 en Wegmarkeringsmaterialen - Nastrooimateriaal - Glasparels, stroefmakende 
middelen en mengsels van beide

93.080.30 - Weguitrusting en -installaties
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NEN-EN 1423:1997 en Wegmarkeringsmaterialen - Nastrooimateriaal - Glasparels, stroefmakende 
middelen en mengsels van beide

NEN-EN 1423:1997 nl Wegmarkeringsmaterialen - Nastrooimateriaal - Glasparels, stroefmakende 
middelen en mengsels van beide

NEN-EN 1424:1997/A1:2003 en Wegmarkeringsmaterialen - Premix glasparels
NEN-EN 1424:1997 en Wegmarkeringsmaterialen - Premix glasparels
NEN-EN 1424:1997 nl Wegmarkeringsmaterialen - Premix glasparels
NEN-EN 1433:2002/C1:2005 en Afwateringsgoten voor verkeersgebieden - Classificatie, ontwerp- en 

beproevingseisen, merken en conformiteitsbeoordeling
NEN-EN 1433:2002/A1:2005 en Afwateringsgoten voor verkeersgebieden - Classificatie, ontwerp- en 

beproevingseisen, merken en conformiteitsbeoordeling
NEN-EN 1433:2002 en Afwateringsgoten voor verkeersgebieden - Classificatie, ontwerp- en 

beproevingseisen, merken en conformiteitsbeoordeling
NEN-EN 1436:2007+A1:2008 en Wegmarkeringsmaterialen - Eisen gesteld aan de wegmarkering ten 

behoeve van de weggebruiker
NEN-EN 1463-2:2000 en Wegmarkeringsmaterialen - Retroreflecterende wegdekreflectoren - Deel 

2: Praktijkbeproeving
NEN-EN 1790:1998 en Materialen voor wegmarkering - Geprefabriceerde wegmarkeringen
NEN-EN 1793-1:1997 en Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor 

de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 1: Intrinsieke 
waarden voor de geluidabsorptie

NEN-EN 1793-1:1997 nl Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor 
de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 1: Intrinsieke 
waarden voor de geluidabsorptie

NEN-EN 1793-2:1997 nl Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor 
de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 2: Intrinsieke 
waarden voor de geluidisolatie

NEN-EN 1793-2:1997 en Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor 
de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 2: Intrinsieke 
waarden voor de geluidisolatie

NEN-EN 1793-3:1997 nl Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor 
de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 3: Standaard-
geluidspectrum voor wegverkeer

NEN-EN 1793-3:1997 en Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor 
de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 3: Standaard-
geluidspectrum voor wegverkeer

NPR-CEN/TS 1793-4:2004 en Verkeersgeluidbeperkende constructies - Beproevingsmethoden voor de 
bepaling van de akoestische prestatie - Deel 4: Intrinsieke karakteristieken -
In situ waarden van de geluidsdiffractie

NPR-CEN/TS 1793-5:2003 en Verkeersgeluidbeperkende constructies - Beproevingsmethode voor de 
bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 5: Intrinsieke 
eigenschappen - In-situ waarden voor geluidreflectie en luchtgeluidisolatie

NEN-EN 1794-1:2011 en Verkeersgeluidbeperkende constructies - Niet-akoestische eigenschappen - 
Deel 1: Mechanische prestaties en stabiliteitseisen

NEN-EN 1794-2:2011 en Verkeersgeluidwerende constructies - Niet-akoestische eigenschappen - 
Deel 2: Algemene veiligheids- en milieu-eisen

NEN-EN 1824:1998 en Wegmarkeringsmaterialen - Beproeving op de weg
NEN-EN 1824:1998 nl Wegmarkeringsmaterialen - Beproeving op de weg
NEN-EN 1871:2000 nl Wegmarkeringsmaterialen - Fysische eigenschappen
NEN-EN 1871:2000 en Wegmarkeringsmaterialen - Fysische eigenschappen
NEN-EN 12352:2006 en Verkeersregelinstallaties - Waarschuwings- en veiligheidslichten
NEN-EN 12368:2006 en Verkeersregelinstallaties - Verkeerslantaarns
NEN-EN 12414:1999 en Apparatuur voor de parkeercontrole van wegvoertuigen - 

Parkeerkaartautomaten - Technische en functionele eisen
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NEN-EN 12675:2000 en Verkeersregelinstallaties - Functionele veiligheidseisen
NEN-EN 12676-1:2000/A1:2003 en Anti-verblindingssystemen voor wegen - Eisen en eigenschappen
NEN-EN 12676-1:2000 en Anti-verblindingssystemen voor wegen - Deel 1: Eisen en eigenschappen

NEN-EN 12676-2:2000 en Anti-verblindingssystemen voor wegen - Deel 2: Beproevingsmethoden

NEN-EN 12767:2007 en Passieve veiligheid van constructies voor weguitrusting - Eisen, 
classificatie en beproevingsmethoden

NEN-EN 12899-1:2007 en Vast opgestelde, verticale verkeerstekens - Deel 1: Verkeersborden
NEN-EN 12899-1:2007 nl Vast opgestelde, verticale verkeerstekens - Deel 1: Verkeersborden
NEN-EN 12899-2:2007 en Vast opgestelde, verticale verkeerstekens - Deel 2: Verkeerszuilen met 

binnenverlichting (TTB)
NEN-EN 12899-3:2007 en Vaste verticale verkeerstekens - Deel 3: Reflectorpaaltjes en retro-

reflectoren
NEN-EN 12899-4:2007 nl Vast opgestelde verticale verkeerstekens - Deel 4: Productiecontrole
NEN-EN 12899-4:2007 en Vast opgestelde verticale verkeerstekens - Deel 4: Productiecontrole
NEN-EN 12899-5:2007 nl Vast opgestelde, verticale verkeerstekens - Deel 5: Typeonderzoek
NEN-EN 12899-5:2007 en Vast opgestelde, verticale verkeerstekens - Deel 5: Typeonderzoek
NEN-EN 12966-1:2005+A1:2009 en Verticale verkeerstekens - Variabele verkeersborden - Deel 1: 

Productnorm
NEN-EN 12966-2:2005 en Verticale verkeerstekens - Variabele verkeersborden - Deel 2: 

Typekeuring
NEN-EN 12966-3:2005 en Verticale verkeerstekens - Variabele verkeersborden - Deel 3: 

Fabrieksproductiecontrole
NEN-EN 12970:2000 en Gietasfalt voor afdichtingen - Definities, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 13249:2001 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in de wegenbouw en voor andere verkeersbestemmingen 
(exclusief spoorwegen en asfaltlagen)

NEN-EN 13422:2004+A1:2009 en Verticale verkeerstekens - Draagbare vervormbare 
waarschuwingsapparatuur en verkeersstrepen - Draagbare verkeerstekens - 
Kegels en cilinders

NVN-ENV 13459-2:1999 en Wegmarkeringsmaterialen - Kwaliteitscontrole - Deel 2: Richtlijnen voor 
het opstellen van kwaliteitsplannen voor het aanbrengen van 
wegmarkeringsmaterialen

NVN-ENV 13459-3:1999 en Wegmarkeringsmaterialen - Kwaliteitscontrole - Deel 3: Methode voor de 
bepaling van de functionele eigenschappen in de gebruiksfase

NVN-ENV 13563:2000 en Verkeersregelinstallaties - Voertuigdetectors
NEN-EN 14339:2005 en Ondergrondse brandkranen
NEN-EN 14388:2006 en Verkeersgeluidbeperkende constructies - Specificaties
NEN-EN 14388:2006/C1:2008 en Verkeersgeluidbeperkende constructies - Specificaties
NEN-EN 14389-1:2007 en Verkeersgeluidbeperkende constructies - Procedures voor de beoordeling 

van de prestatie op de lange termijn - Deel 1: Akoestische karakteristieken

NEN-EN 14389-2:2004 en Verkeersgeluidbeperkende constructies - Procedures voor de beoordeling 
van de prestatie op lange termijn - Deel 2: Niet-akoestische 
karakteristieken

CWA 16221:2010 en Vehicle security barriers - Performance requirements, test methods and 
guidance on application

NEN-EN 50293:2001 en Elektromagnetische compatibiliteit - Verkeersregelinstallaties - 
Productnorm

NPR-CLC/TS 50509:2007 en Gebruik van LED verkeerslantaarns in verkeersregelinstallaties
NEN-EN 50556:2011 en Verkeersregelinstallaties
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NEN-EN 301091-1:2006-11 en Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Short 
Range Devices - Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) - Radar 
equipment operating in the 76 GHz to 77 Ghz range - Part 1: Technical 
characteristics and test methods for radar equipment operating in the 76 
GHz to 77 Ghz range

NEN-EN 301091-2:2006-11 en Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden 
(ERM) - Kort bereik apparatuur - Telematica voor wegvervoer- en verkeer 
(RTTT) - Radarapparatuur werkend in de frequentieband van 76 GHz tot 
77 GHz - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan 
essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

NEN-EN 302454-1:2007-07 en Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden 
(ERM) - Meteorologische toestellen (Met Airds) - Radiosondes voor 
gebruik in de 1668,4 MHz tot 1690 MHz frequentiebanden - Deel 1: 
Technische eigenschappen en beproevingsmethoden

NEN-EN 302454-2:2007-07 en Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden 
(ERM) - Meteorologische toestellen (Met Airds) - Radiosondes voor 
gebruik in de 1668,4 MHz tot 1690 MHz frequentiebanden - Deel 2: 
Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van 
artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

NEN-EN 302536-1:2007-11 en Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden 
(ERM) - Kort bereik apparatuur Radio apparatuur in het frequentiegebied 
van 315 kHz tot 600 kHz - Deel 1: Technische eigenschappen en 
beproevingsmethoden

NEN-EN 302536-2:2007-11 en Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden 
(ERM) - Kort bereik apparatuur Radio apparatuur in het frequentiegebied 
van 315 kHz tot 600 kHz - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling 
geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

NEN-EN-IEC 60598-2-3:2003/A1:2011 en Verlichtingsarmaturen - Deel 2-3: Bijzondere eisen - Armaturen voor weg- 
en straatverlichting

NEN-ISO 16508:2000 en Verkeerslichten - Fotometrische eigenschappen van verkeerslichten met 
een lensmiddellijn van 200 mm

NEN 1772:2010 nl Straatnaam- en huisnummerborden
NEN 3322:2010 nl Verkeersregelinstallaties - Verkeerslantaarns - Aanvullende eisen
NEN 3381:1992 nl Verkeerstekens - Algemene eisen voor borden
NEN 3381:1992/A1:1999 nl Verkeerstekens - Algemene eisen voor borden
NEN 3384:2003/C2:2006 nl Verkeersregelinstallaties - Aanvullende eisen
NEN 3384:2003 nl Verkeersregelinstallaties - Aanvullende eisen
NEN 5190:1995 nl Geleiderail - Bouwstofeisen
NEN 5191:1995 nl Geleiderail - Plaatsingsregels

NEN-EN 40-1:1994 nl;de;en;fr Lichtmasten - Deel 1: Termen en definities
NEN-EN 40-1:1994 en;fr;de Lichtmasten - Deel 1: Termen en definities
NEN-EN 40-2:2004 en Lichtmasten - Deel 2: Algemene eisen en afmetingen
NEN-EN 40-3-1:2000 en Lichtmasten - Deel 3-1: Ontwerp en verificatie - Eisen voor de 

karakteristieke belastingen
NEN-EN 40-3-2:2000 en Lichtmasten - Deel 3-2: Ontwerp en verificatie - Verificatie door 

beproeving
NEN-EN 40-3-3:2003 en Lichtmasten - Deel 3-3: Ontwerp en verificatie - Verificatie door 

berekening
NEN-EN 40-4:2005/C1:2007 en Lichtmasten - Deel 4: Eisen voor lichtmasten van gewapend en 

voorgespannen beton
NEN-EN 40-4:2005 en Lichtmasten - Deel 4: Eisen voor lichtmasten van gewapend en 

voorgespannen beton
NEN-EN 40-5:2002 en Lichtmasten - Deel 5: Eisen voor stalen lichtmasten

93.080.40 - Straatverlichting en aanverwante apparatuur
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NEN-EN 40-6:2002 en Lichtmasten - Deel 6: Eisen voor aluminium lichtmasten
NEN-EN 40-7:2003 en Lichtmasten - Deel 7: Eisen voor composiet lichtmasten van met vezel 

versterkte polymeren
NPR-CEN/TR 13201-1:2004 en Wegverlichting - Deel 1: Keuze van verlichtingsklassen
NEN-EN 13201-2:2003 en Wegverlichting - Deel 2: Prestatie-eisen
NEN-EN 13201-3:2003 en Wegverlichting - Deel 3: Prestatieberekening
NEN-EN 13201-3:2003/C2:2007 en Wegverlichting - Deel 3: Prestatieberekening
NEN-EN 13201-3:2003/C1:2006 en Wegverlichting - Deel 3: Prestatieberekening
NEN-EN 13201-4:2003 en Wegverlichting - Deel 4: Methoden voor het meten van de 

verlichtingsprestaties
NPR-CR 14380:2005 en Toegepaste verlichtingstechnieken - Tunnelverlichting
NPR 13201-1:2002 nl Openbare verlichting - Deel 1: Kwaliteitscriteria
NEN-EN-IEC 60598-2-3:2003/C11:2005 
en;fr

Verlichtingsarmaturen - Deel 2-3: Bijzondere eisen - Armaturen voor weg- 
en straatverlichting

NEN-EN-IEC 60598-2-3:2003 en;fr Verlichtingsarmaturen - Deel 2-3: Bijzondere eisen - Armaturen voor weg- 
en straatverlichting

NEN-EN-IEC 60598-2-3:2003/A1:2011 en Verlichtingsarmaturen - Deel 2-3: Bijzondere eisen - Armaturen voor weg- 
en straatverlichting

NPR 988:2000 nl Stalen lichtmasten - Aanbevelingen voor de constructie
NPR 988:2000/C1:2001 nl Stalen lichtmasten - Aanbevelingen voor de constructie
NPR 994:2000 nl Aluminium lichtmasten - Aanbevelingen voor de constructie

NEN-EN 12397:2004 en Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen 
- Gebruik

NEN-EN 13145:2001 en Railverkeertoepassingen - Bovenbouw - Dwarsliggers en dragers van hout

NEN-EN 13146-1:2002 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Beproevingsmethoden voor 
bevestigingssystemen - Deel 1: Bepaling van de inklemming van rails in 
de langsrichting

NEN-EN 13146-2:2002 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Beproevingsmethoden voor 
bevestigingssystemen - Deel 2: Bepaling van de torsieweerstand

NEN-EN 13146-3:2002 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Beproevingsmethoden voor 
bevestigingssytemen - Deel 3: Bepaling van de demping van 
stootbelastingen

NEN-EN 13146-4:2002 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Beproevingsmethoden voor 
bevestigingssystemen - Deel 4: Effect van herhaalde belasting

NEN-EN 13146-4:2002/A1:2006 en Railtoepassingen - Spoor - Beproevingsmethoden voor 
bevestigingssystemen - Deel 4: Effect van herhaalde belasting

NEN-EN 13146-5:2002 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Beproevingsmethoden voor 
bevestigingssystemen - Deel 5: Bepaling van de elektrische weerstand

NEN-EN 13146-6:2002 en Spoorwegtoepassingen - Bovenbouw - Beproevingsmethoden voor 
bevestigingssystemen - Deel 6: Uitwerkingen van milieu-invloeden

NEN-EN 13146-7:2002 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Beproevingsmethoden voor 
bevestigingssystemen - Deel 7: Bepaling van de klemkracht

NEN-EN 13146-8:2002 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Beproevingsmethoden voor 
bevestigingssystemen - Deel 8: Beproeving tijdens gebruik

NEN-EN 13146-8:2002/A1:2006 en Railtoepassingen - Spoor - Beproevingsmethoden voor 
bevestigingssystemen - Deel 8: Beproeving tijdens gebruik

NEN-EN 13146-9:2009 en Railtoepassingen - Spoor - Beproevingsmethoden voor 
bevestigingssystemen - Deel 9: Bepaling van de stijfheid

NEN-EN 13230-1:2009 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Dwarsliggers en dragers - Deel 1: 
Algemene eisen

NEN-EN 13230-2:2009 en Railtoepassingen - Dwarsliggers en dragers van beton - Deel 2: 
Voorgespannen dwarsliggers uit een stuk

93.100 - Spoorwegbouw
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NEN-EN 13230-3:2009 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Dwarsliggers en dragers van beton - Deel 
3: Voorgespannen dwarsliggers uit twee delen

NEN-EN 13230-4:2009 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Dwarsliggers en dragers van beton - Deel 
4: Voorgespannen dragers voor wissels en kruisingen

NEN-EN 13230-5:2009 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Dwarsliggers en dragers van beton - Deel 
5: Speciale onderdelen

NEN-EN 13250:2001 en Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen 
voor toepassing in de spoorwegbouw

NEN-EN 13450:2003 en Toeslagmaterialen voor spoorwegballast
NEN-EN 13450:2003+C1:2006 nl Toeslagmaterialen voor spoorwegballast
NEN-EN 13450:2003/C1:2006 en Toeslagmaterialen voor spoorwegballast
NEN-EN 13481-1:2002/A1:2006 en Railtoepassing - Spoor - Prestatie-eisen voor bevestigingssystemen - Deel 

1: Definities
NEN-EN 13481-1:2002 en Railverkeer - Bovenbouw - Prestatie-eisen voor bevestigingssystemen - 

Deel 1: Definities
NEN-EN 13481-2:2002/A1:2006 en Railtoepassingen - Spoor - Prestatie-eisen voor bevestigingssystemen - 

Deel 2: Bevestigingssystemen voor dwarsliggers van beton

NEN-EN 13481-2:2002 en Railverkeer - Bovenbouw - Prestatie-eisen voor bevestigingssystemen - 
Deel 2: Bevestigingssystemen voor dwarsliggers van beton

NEN-EN 13481-3:2002 en Railverkeer - Bovenbouw - Prestatie-eisen voor bevestigingssystemen - 
Deel 3: Bevestigingssystemen voor dwarsliggers van hout

NEN-EN 13481-3:2002/A1:2006 en Railtoepassingen - Spoor - Prestatie-eisen voor bevestigingssystemen - 
Deel 3: Bevestigingssystemen voor dwarsliggers van hout

NEN-EN 13481-4:2002/A1:2006 en Railtoepassingen - Spoor - Prestatie-eisen voor bevestigingssystemen - 
Deel 4: Bevestigingssystemen voor dwarsliggers van staal

NEN-EN 13481-4:2002 en Railverkeer - Bovenbouw - Prestatie-eisen voor bevestigingssystemen - 
Deel 4: Bevestigingssystemen voor dwarsliggers van staal

NEN-EN 13481-4:2002/C1:2006 en;fr;de Railverkeer - Bovenbouw - Prestatie-eisen voor bevestigingssystemen - 
Deel 4: Bevestigingssystemen voor dwarsliggers van staal

NEN-EN 13481-5:2002 en Railverkeer - Bovenbouw - Prestatie-eisen voor bevestigingssystemen - 
Deel 5: Bevestigingssystemen voor ballastloos spoor

NEN-EN 13481-5:2002/A1:2006 en Railtoepassingen - Spoor - Prestatie-eisen voor bevestigingssystemen - 
Deel 5: Bevestigingssystemen voor ingegoten spoor

NVN-ENV 13481-6:2002 en Railverkeer - Bovenbouw - Prestatie-eisen voor bevestigingssystemen - 
Deel 6: Speciale bevestigingssystemen voor vermindering van trilling

NVN-ENV 13481-6:2002/C1:2006 en Railverkeer - Bovenbouw - Prestatie-eisen voor bevestigingssystemen - 
Deel 6: Speciale bevestigingssystemen voor vermindering van trilling

NEN-EN 13481-7:2003/A1:2006 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Prestatie-eisen voor 
bevestigingssystemen - Deel 7: Speciale bevestigingssystemen voor 
wissels en kruisingen en strijkregels

NEN-EN 13481-7:2003 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Prestatie-eisen voor 
bevestigingssystemen - Deel 7: Speciale bevestigingssystemen voor 
wissels en kruisingen en strijkregels
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NEN-EN 13481-8:2006 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Prestatie-eisen voor 
bevestigingssystemen - Deel 8: Bevestigingssystemen voor bovenbouw 
met zware asbelasting

NEN-EN 13674-1:2011 en Railtoepassingen - Spoor - Rail - Deel 1: Vignole spoorwegrails 46 kg/m 
en daarboven

NEN-EN 13674-2:2006+A1:2010 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Spoorstaven - Deel 2:Spoorstaven voor 
wissels en kruisingen die in combinatie met Vinole rails 46 kg/m en hoger 
worden gebruikt

NEN-EN 13674-3:2006+A1:2010 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Spoorstaven - Deel 3: Strijkregels
NEN-EN 13674-4:2006+A1:2009 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Spoorstaven - Deel 4: Vignole 

spoorwegrails tussen 27 en 46 kg/m
NEN-EN 13803-1:2010 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Ontwerpparameters voor het uitlijnen 

van het spoor - Spoorwijdte 1435 mm en groter - Deel 1: Doorlopend 
spoor

NEN-EN 13803-2:2007+A1:2009 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Ontwerpparameters voor het uitlijnen 
van spoor - Spoorwijdte 1435 mm en groter - Deel 2: Wissels en 
kruisingen en vergelijkbare situaties met abrupte verandering van 
boogstraal

NEN-EN 13848-1:2004+A1:2008 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Geometrische kwaliteit van het spoor - 
Deel 1: Beschrijving van de spoorgeometrie

NEN-EN 13848-2:2006 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Geometrische kwaliteit van het spoor - 
Deel 2: Meettoestellen - Voertuigen voor het vastleggen van de 
spoorligging

NEN-EN 13848-3:2009 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Geometrische kwaliteit van het spoor - 
Deel 3: Meetsystemen - Spoorconstructie en machines voor onderhoud

NEN-EN 13848-5:2008+A1:2010 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Geometrische kwaliteit van het spoor - 
Deel 5: Geometrische kwaliteitsniveaus - Lopend spoor

NEN-EN 13977:2011 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Veiligheidseisen voor draagbare 
machines en lorries voor constructie en onderhoud

NEN-EN 14033-1:2011 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Railgebonden constructie- en 
onderhoudsmachines - Deel 1: Technische eisen voor loopgedrag

NEN-EN 14033-2:2008 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Railgebonden constructie- en 
onderhoudsmachines - Deel 2: Technische eisen voor werkinzet

NEN-EN 14033-3:2010 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Railgebonden constructie- en 
onderhoudsmachines - Deel 3: Algemene veiligheidseisen

NEN-EN 14587-1:2007 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Bovenbouw - Lassen van 
spoorstaven - Deel 1: Nieuw R22 0, R260, R260Mn en R350HT 
sporenklassen in een vaste installatie

NEN-EN 14587-2:2009 en Railtoepassingen - Spoor - Afbrandstuiklassen van spoorstaven - Deel 2: 
Afbrandstuiklassen van nieuwe spoorstaven van klassen R220, R260, 
R260MN en R350HT  door mobiele lasmachines in het veld

NEN-EN 14730-1:2006+A1:2010 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Thermietlassen van spoorstaven - Deel 1: 
Goedkeuring van lasprocessen

NEN-EN 14811:2006+A1:2009 en Railway applications - Track - Special purpose rail - Grooved and 
associated construction

NEN-EN 14969:2006 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Kwalificatiesysteem voor 
railwerkzaamheden aan de bovenbouw

NEN-EN 15461:2010+A1:2010 en Railtoepassingen - Geluidemissie - Typering van de dynamische 
eigenschappen van spoor secties voor geluidsmetingen van voorbij 
rijdende treinen

NEN-EN 15594:2009 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Restauratie van rails door elektrisch 
booglassen

NEN-EN 15610:2009 en Railtoepassingen - Geluidemissie - Meting van de railruwheid gerelateerd 
aan rolgeluidgeneratie
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NEN-EN 15689:2009 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Wissels en kruisingen - Austenitisch 
mangaan gietstukken voor onderdelen van kruisingen

NEN-EN 15746-1:2010 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Weg-, railmachines en bijbehorende 
uitrusting - Deel 1: Technische eisen voor rijden en werkinzet

NEN-EN 15746-2:2010 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Weg-, spoormachines en bijbehorende 
uitrusting - Deel 2: Algemene veiligheidseisen

NPR-CEN/TR 15874:2009 en Railtoepassingen - Geluidsemissie - Veldbeproeving van 
railruwheidmeting door middel van rijproef op basis van EN 15610:2009

NEN-EN 50128:2011 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Telecommunicatie, seinwezen 
en verkeersleiding - Programmatuur voor besturings- en 
beveiligingssystemen

NEN-EN 50129:2003 en Railtoepassingen - Communicatie, signalering en processystemen - 
Elektronische signaleringssystemen met betrekking tot veiligheid

NEN-EN 50129:2003/C1:2010 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Communicatiesystemen, 
seinwezen en procesleiding - Veiligheidgerelateerde elektronische 
systemen voor het seinwezen

NEN-EN 50149:2001/C1:2006 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Vaste installaties - Elektrische 
tractie - Gegroefde rijdraden van koper of van gelegeerd koper

NEN-EN 50149:2001 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Vaste opstellingen - 
Elektrische tractie - Gegroefde rijdraden van koper of van gelegeerd koper

NEN-EN 50149:2001/C2:2010 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Vaste installaties - Elektrische 
tractie - Gegroefde rijdraden van koper of van gelegeerd koper

NPR-CLC/TR 50451:2007 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Het systematisch toekennen 
van veiligheidsgerelateerde systeembetrouwbaarheidseisen

NPR-CLC/TR 50506-1:2008 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Telecommunicatie, seinwezen 
en verkeersleidingssystemen - Leidraad voor de toepassing van EN 50129 -
Deel 1: Wederzijdse acceptatie

NPR-CLC/TR 50506-2:2010 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Telecommunicatie, seinwezen 
en verkeersleidingsystemen - Leidraad voor de toepassing van EN 50129 - 
Deel 2: Veiligheidsgarantie

NPR-CLC/TR 50511:2007 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Telecommunicatie, seinwezen 
en gegevensverwerking - ERTMS/ETCS - Vaste buitenseinen voor 
baanvakken, voorzien van ERTMS/ETCS niveau 2

NEN-ISO 2017-2:2007 en Mechanische trillingen en schokken - Verende bevestigingssystemen - 
Deel 2: Uitwisseling van technische informatie voor het aanbrengen van 
aanverwante trillingsisolatoren met spoorwegsystemen

NEN 2034:2010 nl Nederlandse invulling van NEN-EN 13450 "Toeslagmaterialen voor 
spoorwegballast"

NEN-EN 13036-1:2010 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - 
Beproevingsmethoden - Deel 1: Meting van de macrotextuurdiepte van 
een verhardingslaag met een volumetrische methode

NPR-CEN/TS 13036-2:2010 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - 
Beproevingsmethoden - Deel 2 : Beoordeling van de stroefheid van een 
verhardingsoppervlak gebruikmakend van dynamische meetsystemen

NEN-EN 13036-6:2008 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - 
Beproevingsmethoden - Deel 6: Meting van dwars- en langsprofielen in de 
golflengtetrajecten voor vlakheid en megatextuur

93.120 - Bouw van luchthavens
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NEN-EN 13036-8:2008 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - 
Beproevingsmethoden - Deel 8: Bepaling van vlakheid en 
onregelmatigheden

CEN/TS 15901-1:2009 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - Deel 1: 
Procedure voor het bepalen van de stroefheid van een 
verhardingsoppervlak met gebruik van een apparaat met 'longitudinal 
fixed slip ratio' (LFCS): RoadSTAR

CEN/TS 15901-2:2009 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - Deel 2: 
Procedure voor het bepalen van de stroefheid van een 
verhardingsoppervlak met gebruik van een apparaat met 'longitudinal 
controlled slip' (LFCRNL): ROAR (Road Analyser and Recorder of 
Norsemeter)

CEN/TS 15901-3:2009 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - Deel 3: 
Procedure voor het bepalen van de stroefheid van een 
verhardingsoppervlak met gebruik van een apparaat met 'longitudinal 
controlled slip' (LFCA): The ADHERA

CEN/TS 15901-4:2009 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - Deel 4: 
Procedure voor het bepalen van de stroefheid van een oppervlak met 
gebruik van een apparaat met 'longitudinal controlled slip' (LFCT): Tatra 
Runway Tester (TRT)

CEN/TS 15901-5:2009 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - Deel 5: 
Procedure voor het bepalen van de stroefheid van een 
verhardingsoppervlak met gebruik van een apparaat met 'longitudinal 
controlled slip' (LFCRDK): ROAR (Road Analyser and Recorder of 
Norsemeter)

CEN/TS 15901-6:2009 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - Deel 6: 
Procedure voor de bepaling van de stroefheid van een 
verhardingsoppervlak door meting van de 'sideway force coëfficiënt' 
(SFCS): de 'SCRIM'

CEN/TS 15901-7:2009 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - Deel 7: 
Procedure voor het bepalen van de stroefheid van een 
verhardingsoppervlak met gebruik van een apparaat met 'longitudinal 
fixed slip ratio' (LFCG): the GripTester®

CEN/TS 15901-8:2009 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - Deel 8: 
Procedure voor het bepalen van de stroefheid van een 
verhardingsoppervlak met gebruik van 'sideway-force coefficient' (SFCD): 
SKM

CEN/TS 15901-9:2009 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - Deel 2: 
Procedure voor het bepalen van de stroefheid van een 
verhardingsoppervlak met gebruik van een apparaat met 'longitudinal 
friction coefficient' (LFCD): DWWNL skid resistance trailer

CEN/TS 15901-10:2009 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - Deel 10: 
Procedure voor het bepalen van de stroefheid van een 
verhardingsoppervlak met gebruik van een apparaat met 'longitudinal 
block measurement' (LFCSK): the Skiddometer BV-8

NPR-CEN/TS 15901-11:2011 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - Deel 11: 
Procedure voor het bepalen van de stroefheid van een 
verhardingsoppervlak met gebruik van een apparaat met 'longitudinal 
block measurement' (LFCSR): de SRM

NPR-CEN/TS 15901-12:2011 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - Deel 12: 
Procedure voor het bepalen van de stroefheid van een 
verhardingsoppervlak met gebruik van een apparaat met 'longitudinal 
controlled slip': de BV 11 en Saab friction tester (SFT)
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NPR-CEN/TS 15901-13:2011 en Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen - Deel 13: 
Procedure voor het bepalen van de stroefheid van een 
verhardingsoppervlak met gebruik van 'sideway-force coefficient' (SFCO): 
de Odioliograph

NVN-ENV 50230:1997 en Elektrische installatie voor vliegveldlichtsystemen - Besturings- en 
controlesystemen - Algemene eisen

NVN-ENV 50231:1997 en Elektrische installatie voor vliegveldlichtsystemen - Constante-
stroomregelaar:Specificaties en beproevingen van uitrusting

NVN-ENV 50232:1997 en Elektrische installatie voor vliegveldlichtsystemen - 
Beschermingstransformator: Specificaties en beproevingen van uitrusting

NVN-ENV 50234:1997 en Elektrische installatie voor vliegveldlichtsystemen - Knipperende lichten: 
Specificaties en beproevingen van uitrusting

NVN-ENV 50235:1997 en Elektrische installatie voor vliegveldlichtsystemen - Borden: Specificaties 
en beproevingen van uitrusting

NEN-EN 50490:2008 en Elektrische installaties voor verlichting en bebakening op luchthavens - 
Technische eisen voor besturings- en controlesystemen voor 
vliegveldlichtsystemen op de grond - Eenheden voor het selectief 
schakelen en bewaken van individuele lampen

NEN-EN 50512:2009 en Elektrische installaties voor verlichting en bebakening op luchthavens - 
Advanced Visual Docking Guidance Systems (A-VDGS)

NEN-EN-IEC 61821:2003 en;fr Elektrische installaties voor verlichting en bebakening op luchthavens - 
Onderhoud van niet te onderbreken stroomketens voor baanverlichting op 
vliegvelden

NEN-EN-IEC 61822:2009 en Elektrische installaties voor verlichting en bebakening op luchthavens - 
Constante-stroomregelaars

NEN-EN-IEC 61823:2003 en Elektrische installaties voor verlichting en bebakening op luchthavens - 
AGL serietransformatoren

NPR-IEC/TS 61827:2004 en Elektrische installaties voor verlichting en bebakening op luchthavens - 
Kenmerken van inbouw en opbouw armaturen voor gebruik op 
luchthavens en helikopter landingsplaatsen

NPR-IEC/TS 62143:2002 en Elektrische installaties voor verlichting en bebakening op luchthavens - 
Vliegveldlichtsystemen op de grond - Richtlijnen voor de ontwikkeling 
van een methodologie voor de veiligheidslevenscyclus

NEN-EN 13174:2001 en Kathodische bescherming van haveninstallaties
CEN/TR 13714:2010 en Karakterisering van slib - Slibbeheer in relatie met slibgebruik of 

slibverwijdering
NEN-EN 14503:2004 en Schepen voor de binnenvaart - Havens voor de binnenvaart
NEN-EN 14504:2009 en Schepen voor de binnenvaart - Drijvende aanlegplaatsen - Eisen, 

beproevingen
NEN-EN 15869-2:2010 en Schepen voor de binnenvaart - Elektrische shore-verbinding, 

driefasenstroom op tot 32 A, 50 Hz - Deel 2: Aanlandige eenheid, 
veiligheidseisen

NEN 5493:2010 en Kwaliteitseisen voor loofhout in grond-, weg- en waterbouwkundige 
werken en andere constructieve toepassingen

NEN 5493:2010 nl Kwaliteitseisen voor loofhout in grond-, weg- en waterbouwkundige 
werken en andere constructieve toepassingen

NEN-EN 13383-1:2002 nl Waterbouwsteen - Deel 1: Specificatie
NEN-EN 13383-1:2002 en Waterbouwsteen - Deel 1: Specificatie
NEN-EN 13383-1:2002/C1:2006 en Waterbouwsteen - Deel 1: Specificatie
NEN-EN 13383-2:2002 nl Waterbouwsteen - Deel 2: Beproevingsmethoden

93.140 - Bouw van kanalen, havens en dijken

93.160 - Waterbouw
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NEN-EN 13383-2:2002 en Waterbouwsteen - Deel 2: Beproevingsmethoden
NEN 449:1969 nl Weg- en waterbouwkundige tekeningen - Aanduidingen van lengte- en 

dwarsprofielen
NEN 529:1970 nl Zetsteen, bloksteen en zink- en stortsteen van natuursteen
NEN 747:1960 nl Rijsmaterialen en riet voor waterbouwkundige werken
NEN 1330:1969 nl Aanduidingen van waterbouwkundige kunstwerken op kaarten
NEN 5180:2005 nl Nederlandse aanvulling op NEN-EN 13383-1 "Waterbouwsteen - Deel 1: 

Specificatie"
NEN 5493:2010 en Kwaliteitseisen voor loofhout in grond-, weg- en waterbouwkundige 

werken en andere constructieve toepassingen
NEN 5493:2010 nl Kwaliteitseisen voor loofhout in grond-, weg- en waterbouwkundige 

werken en andere constructieve toepassingen
NEN 7024:2005 nl Zetsteen van beton
NEN 7030:1975 nl Waterkerende dilatatievoegstroken en al of niet waterkerende oplegstroken 

van rubber

NEN-EN 1176-1:2008 en Speeltoestellen en bodemoppervlak - Deel 1: Algemene veiligheidseisen 
en beproevingsmethoden

NEN-EN 1176-1:2008 nl Speeltoestellen en bodemoppervlak van speelplaatsen - Deel 1: Algemene 
veiligheidseisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1176-2:2008 nl Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen - Deel 2: 
Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor 
schommels

NEN-EN 1176-2:2008 en Speeltoestellen en bodemoppervlakken - Deel 2: Aanvullende bijzondere 
veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor schommels

NEN-EN 1176-3:2008 en Speeltoestellen en bodemoppervlakken - Deel 3: Aanvullende bijzondere 
veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor glijbanen

NEN-EN 1176-3:2008 nl Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen - Deel 3: 
Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor 
glijbanen

NEN-EN 1176-4:2008 en Speeltoestellen en bodemoppervlakken - Deel 4: Aanvullende bijzondere 
veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor kabelbanen

NEN-EN 1176-4:2008 nl Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speeltoestellen - Deel 4: 
Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor 
kabelbanen

NEN-EN 1176-5:2008 nl Speeltoestellen en bodemoppervlakken - Deel 5: Aanvullende bijzondere 
veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor draaitoestellen

NEN-EN 1176-5:2008 en Speeltoestellen en bodemoppervlakken - Deel 5: Aanvullende bijzondere 
veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor draaitoestellen

NEN-EN 1176-6:2008 nl Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen - Deel 6: 
Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor 
wiptoestellen

NEN-EN 1176-6:2008 en Speeltoestellen en bodemoppervlakken - Deel 6: Aanvullende bijzondere 
veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor wiptoestellen

NEN-EN 1176-7:2008 en Speeltoestellen en bodemoppervlakken - Deel 7: Leidraad voor de 
plaatsing, controle, onderhoud en gebruik

NEN-EN 1176-7:2008 nl Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen - Deel 7: 
Leidraad voor de plaatsing, controle, onderhoud en gebruik

NEN-EN 1176-10:2008 en Speeltoestellen en bodemoppervlak - Deel 10: Aanvullende specifieke 
veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor geheel omheinde 
speeltoestellen

97.200.40 - Speelterreinen
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NEN-EN 1176-10:2008 nl Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen - Deel 10: 
Aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor 
geheel omsloten speeltoestellen

NEN-EN 1176-11:2008 nl Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen - Deel 11: 
Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor 
ruimtelijke netstructuren

NEN-EN 1176-11:2008 en Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen - Deel 11: 
Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor 
ruimtelijke netstructuren

NEN-EN 1177:2008 en Schokabsorberende bodemoppervlakken van speelplaatsen - Bepaling van 
de kritische valhoogte

NEN-EN 1177:2008 nl Schokabsorberende bodemoppervlakken van speelplaatsen - Bepaling van 
de kritische valhoogte

NEN-EN 13814:2004 en Machines en constructies op kermisterreinen en amusementsparken - 
Veiligheid

NEN-EN-IEC 60335-2-82:2003 en Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-
82: Bijzondere eisen voor speelautomaten en persoonlijke 
dienstverlenende machines

NEN-EN-IEC 60335-2-82:2002/A1:2008 
en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-
82: Bijzondere eisen voor speelautomaten en persoonlijke 
dienstverlenende machines

NEN-EN 1516:1999 en Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de weerstand tegen indrukking

NEN-EN 1517:1999 en Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de slagvastheid
NEN-EN 1569:1999 en Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van het gedrag bij een rollende 

belasting
NEN-EN 1969:2000 en Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de dikte van kunststof 

sportvloeren
NEN-EN 12193:2008 en Licht en verlichting - Sportverlichting
NEN-EN 12228:2002 en Vloeren voor sportvelden - Bepaling van de naadsterkte van kunststof 

vloeren
NEN-EN 12229:2007 en Sportvloeren en sportvelden - Methode voor de vervaardiging van 

proefstukken uit kunstgrasvelden en tapijten
NEN-EN 12230:2003 en Vloeren voor sportvelden - Bepaling van de trekeigenschappen van 

sportvloeren van kunststof
NEN-EN 12231:2003 en Vloeren voor sportvelden - Beproevingsmethode - Bepaling van de 

bodembedekking van een grasveld
NEN-EN 12232:2003 en Vloeren voor sportvelden - Bepaling van de dikte van de zode van een 

grasveld
NEN-EN 12233:2003 en Vloeren voor sportvelden - Bepaling van de grashoogte van een grasveld

NEN-EN 12234:2002 en Vloeren voor sportvelden - Bepaling van het rolgedrag van ballen
NEN-EN 12235:2004/C1:2006 en Vloeren voor sportvelden - Bepaling van het verticale stuitergedrag van 

ballen
NEN-EN 12235:2004 en Vloeren voor sportvelden - Bepaling van het verticale stuitergedrag van 

ballen
NEN-EN 12572-1:2007 en Kunstmatige klimobjecten - Deel 1: Veiligheidseisen en 

beproevingsmethoden voor ACS met zelfzekeringspunten
NEN-EN 12572-2:2008 en Kunstmatige klimobjecten - Deel 2: Veiligheidseisen en 

beproevingsmethoden voor klimmuren
NEN-EN 12572-3:2008 en Kunstmatige klimobjecten - Deel 3: Veiligheidseisen en 

beproevingsmethoden voor grepen
NEN-EN 12616:2003 en Vloeren voor sportvelden - Bepaling van de waterdoorlatendheid

97.220.10 - Sportfaciliteiten
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NEN-EN 13200-1:2004 en Toeschouwersaccommodaties - Deel 1: Criteria voor de inrichting van 
tribunes - Specificatie

CEN/TR 13200-2:2005 en Toeschouwersaccomodaties - Indelingscriteria voor het 
voorzieningengebied - Deel 2: Kenmerken en nationale situaties

NEN-EN 13200-3:2005 en Toeschouwersaccomodaties - Deel 3: Scheidingselementen - Eisen
NEN-EN 13200-4:2006 en Toeschouwersfaciliteiten - Part 4: Stoelen - Product karakteristieken
NEN-EN 13200-5:2006 en Toeschouwersaccomodaties - Deel 5: Schuiftribunes
NEN-EN 13200-6:2006 en Toeschouwersaccomodaties - Deel 6: Demonteerbare (tijdelijke) tribunes

NEN-EN 13451-1:2001 en Zwembaduitrusting - Deel 1: Algemene veiligheidseisen en 
beproevingsmethoden

NEN-EN 13451-2:2001 en Zwembaduitrusting - Deel 2: Aanvullende specifieke veiligheidseisen en 
beproevingsmethoden voor ladders, trapladders en handgrepen

NEN-EN 13451-3:2001 en Zwembaduitrusting - Deel 3: Aanvullende specifieke veiligheidseisen en 
beproevingsmethoden voor zwembadhulpstukken voor 
waterbehandelingsdoeleinden

NEN-EN 13451-4:2001 en Zwembaduitrusting - Deel 4: Aanvullende specifieke veiligheidseisen en 
beproevingsmethoden voor startblokken

NEN-EN 13451-5:2001 en Zwembaduitrusting - Deel 5: Aanvullende specifieke veiligheidseisen en 
beproevingsmethoden voor baanlijnen

NEN-EN 13451-6:2001 en Zwembaduitrusting - Deel 6: Aanvullende specifieke veiligheidseisen en 
beproevingsmethoden voor draaiborden

NEN-EN 13451-7:2001 en Zwembaduitrusting - Deel 7: Aanvullende specifieke veiligheidseisen en 
beproevingsmethoden voor waterpolodoelen

NEN-EN 13451-8:2001 en Zwembaduitrusting - Deel 8: Aanvullende specifieke veiligheidseisen en 
beproevingsmethoden voor waterattracties

NEN-EN 13451-10:2004 en Zwembaduitrusting - Deel 10: Aanvullende specifieke veiligheidseisen en 
beproevingsmethoden voor duikplatformen, duikplanken en aanverwante 
apparatuur

NEN-EN 13451-11:2004 en Zwembaduitrusting - Deel 11: Aanvullende specifieke veiligheidseisen en 
beproevingsmethoden voor beweegbare zwembadbodems en beweegbare 
schotten

NEN-EN 13672:2004 en Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de slijtweerstand van niet met 
zand ingestrooid kunstgras

NEN-EN 13744:2004 en Sportvloeren en sportvelden - Procedure voor versnelde veroudering door 
onderdompeling in heet water

NEN-EN 13745:2004 en Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de lichtreflectie
NEN-EN 13746:2004 en Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de maatveranderingen door 

verandering in vocht-, vorst-, en warmtecondities
NEN-EN 13817:2004 en Sportvloeren en sportvelden - Procedure voor versnelde veroudering door 

blootstelling aan hete lucht
NEN-EN 13864:2004 en Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de treksterkte van synthetische 

garens
NEN-EN 13865:2004 en Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van het stuitgedrag onder een hoek 

van een bal - Tennis
NEN-EN 14467:2004 en Dienstverlening voor recreatief duiken - Eisen voor aanbieders van 

recreatieve scubaduikuitrusting
NEN-EN 14808:2006 en Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de schokabsorptie
NEN-EN 14809:2006 en Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de verticale vervorming
NEN-EN 14809:2006/C1:2007 en Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de verticale vervorming
NEN-EN 14810:2006 en Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de weerstand tegen spikes

NEN-EN 14836:2006/C1:2007 en Kunststof buitensportvloeren - Bepaling van de kunstmatige veroudering
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NEN-EN 14836:2006 en Kunststof buitensportvloeren - Bepaling van de kunstmatige veroudering

NEN-EN 14837:2006 en Sportvloeren - Bepaling van de stroefheid
NEN-EN 14877:2006 en Kunststof buitensportvloeren - Specificatie
NEN-EN 14904:2006 en Sportvloeren en sportvelden - Binnensportvloeren voor verschillende 

sporten - Specificatie
NEN-EN 14952:2005 en Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de wateropname van 

ongebonden mineralen
NEN-EN 14953:2005 en Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de dikte van ongebonden 

minerale buitensportvloeren
NEN-EN 14954:2005 en Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de hardheid van een grasveld 

en van ongebonden minerale vloeren voor buitensportvloeren

NEN-EN 14955:2005 en Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de structuur, textuur en vorm 
van ongebonden minerale buitensportvloeren

NEN-EN 14956:2005 en Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van het watergehalte van 
ongebonden minerale buitensportvloeren

NEN-EN 14974:2006+A1:2010 en Faciliteiten voor gebruikers van rolsportuitrusting - Veiligheidseisen en 
beproevingsmethoden

CEN/TS 15122:2005 en Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de weerstand van kunststof 
sportoppervlakken tegen repeterende belasting

NEN-EN 15288-1:2008+A1:2010 en Zwembaden - Deel 1: Veiligheideisen voor ontwerp
NEN-EN 15288-2:2008 en Zwembaden - Deel 2: Veiligheidseisen voor beheer
NEN-EN 15301-1:2007 en Sportvloeren en sportvelden - Deel 1: Bepaling van de rotatie-wrijving

NEN-EN 15301-2:2007 en Sportvloeren en sportvelden - Deel 2: Dynamische bepaling van de 
schuifsterkte van ongebonden minerale toplagen in het laboratorium

NEN-EN 15306:2007 en Sportvloeren voor buitensporten - Betredingssimulatie van kunstgras
NEN-EN 15330-1:2007 en Sportvloeren en sportvelden - Kunstgras en naadvilt oppervlakken 

hoofdzakelijk ontworpen voor buitensporten - Deel 1: Specificatie voor 
kunstgras

NEN-EN 15330-1:2007/C1:2007 en Sportvloeren en sportvelden - Kunstgras en naadvilt oppervlakken 
hoofdzakelijk ontworpen voor buitensporten - Deel 1: Specificatie voor 
kunstgras

NEN-EN 15330-2:2008 en Sportvloeren en sportvelden - Kunstgras en naadvilt oppervlakken 
hoofdzakelijk ontworpen voor buitensporten - Deel 2: Specificatie voor 
naadvilt

NEN-EN 15567-1:2008 en Sport- en recreatiehulpmiddelen - Touwbanen - Deel 1: Vervaardiging en 
veiligheidseisen

NEN-EN 15567-2:2008 en Sport- en recreatiehulpmiddelen - Touwbanen - Deel 2: Bedieningseisen

NEN 10598-2-18:1994/C1:1996 en Verlichtingsarmaturen - Deel 2: Bijzondere eisen - Sectie 18: Armaturen 
voor zwembassins en soortgelijke toepassingen

NEN 10598-2-18:1994 en;fr Verlichtingsarmaturen - Deel 2: Bijzondere eisen - Sectie 18: Armaturen 
voor zwembassins en soortgelijke toepassingen

NEN-EN-ISO 17201-1:2005 en Akoestiek - Geluid van schietterreinen - Deel 1: Bepaling van 
geluidsenergie van de mondingsknal

NEN-EN-ISO 17201-1:2005/C1:2009 en Akoestiek - Geluid van schietterreinen - Deel 1: Bepaling van 
geluidsenergie van de mondingsknal

NEN-EN-ISO 17201-2:2006 en Akoestiek - Geluid van schietterreinen - Deel 2: Bepaling van het 
mondingsknal- en het kogelgeluid door berekening

NEN-EN-ISO 17201-3:2010 en Akoestiek - Geluid van schietterreinen - Deel 3: Richtlijnen voor het 
berekenen van geluid vermeerdering

NEN-EN-ISO 17201-4:2006 en Akoestiek - Geluid van schietterreinen - Deel 4: Voorspelling van 
kogelgeluid
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NEN-EN-ISO 17201-5:2010 en Akoestiek - Geluid van schietterreinen - Deel 5: Geluidmanagement

NEN-EN 748:2004 en Sportveldtoestellen - Voetbaldoelen - Functionele en veiligheidseisen, 
beproevingsmethoden

NEN-EN 748:2004/C1:2006 en Sportveldtoestellen - Voetbaldoelen - Functionele en veiligheidseisen, 
beproevingsmethoden

NEN-EN 749:2004 en Sportveldtoestellen - Handbaldoelen - Functionele en veiligheidseisen, 
beproevingsmethoden

NEN-EN 749:2004/C1:2006 en Sportveldtoestellen - Handbaldoelen - Functionele en veiligheidseisen, 
beproevingsmethoden

NEN-EN 750:2004 en Sportveldtoestellen - Hockeydoelen - Functionele en veiligheidseisen, 
beproevingsmethoden

NEN-EN 750:2004/C1:2006 en Sportveldtoestellen - Hockeydoelen - Functionele en veiligheidseisen, 
beproevingsmethoden

NEN-EN 913:2008 en Turntoestellen - Algemene veiligheidseisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 914:2008 en Turntoestellen - Bruggen met gelijke liggers en bruggen met ongelijke 

liggers - Eisen en beproevingsmethoden inclusief veiligheid
NEN-EN 915:2008 en Turntoestellen - Bruggen met ongelijke liggers - Functionele eisen en 

veiligheidseisen, beproevingsmethoden
NEN-EN 916:2003 en Turntoestellen - Springkasten - Eisen (inclusief veiligheid) en 

beproevingsmethoden
NEN-EN 957-1:2005 en Vast opgestelde trainingsapparatuur - Deel 1: Algemene veiligheidseisen 

en beproevingsmethoden
NEN-EN 957-2:2003 en Vast opgestelde trainingsapparatuur - Deel 2: Krachttrainingsapparatuur, 

aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 957-4:2006+A1:2010 en Vast opgestelde trainingsapparatuur - Deel 4: Krachttrainingsbanken, 
aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 957-5:2009 en Vast opgestelde trainingsapparatuur - Deel 5: Trainingsapparatuur met 
pedalen, aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 957-6:2001 en Vast opgestelde trainingsapparatuur - Deel 6: Tredmolens, aanvullende 
specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 957-6:2010 en Vast opgestelde trainingsapparatuur - Deel 6: Tredmolens, aanvullende 
specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 957-7:1998 en Vast opgestelde trainingsapparatuur - Deel 7: Roeiapparaten, aanvullende 
bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 957-8:1998 en Vast opgestelde trainingsapparatuur - Deel 8: Stap-, traploop- en 
klimapparaten - Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en 
beproevingsmethoden

NEN-EN 957-9:2003 en Vast opgestelde trainingsapparatuur - Deel 9: Elliptische oefentoestellen, 
additionele veiligheidseisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 957-10:2005 en Vast opgestelde trainingsapparatuur - Deel 10: Trainingsfietsen met een 
vast wiel of zonder freewheel, aanvullende specifieke veiligheidseisen en 
beproevingsmethoden

NEN-EN 1270:2005 en Sportveldtoestellen - Basketbaltoestellen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1271:2004 en Sportveldtoestellen - Volleybaltoestellen - Functionele en 
veiligheidseisen, beproevingsmethoden

NEN-EN 1271:2004/C1:2006 en Sportveldtoestellen - Volleybaltoestellen - Functionele en 
veiligheidseisen, beproevingsmethoden

NEN-EN 1509:2008 en Sportveldtoestellen - Badmintontoestellen - Functionele en 
veiligheidseisen, beproevingsmethoden

97.220.30 - Zaalsportuitrusting
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NEN-EN 12196:2003 en Turntoestellen - Paarden en turnbokken - Functionele- en veiligheidseisen, 
beproevingsmethoden

NEN-EN 12197:1997 en Turntoestellen - Rekstokken - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 12432:1998 en Turntoestellen - Evenwichtsbalken - Functionele en veiligheidseisen, 
beproevingsmethoden

NEN-EN 12503-1:2001 en Sportmatten - Deel 1: Gymnastiekmatten, veiligheidseisen
NEN-EN 12503-1:2001/C1:2002 en Sportmatten - Deel 1: Gymnastiekmatten, veiligheidseisen
NEN-EN 12503-2:2001/C1:2002 en Sportmatten - Deel 2: Matten voor polsstokhoogspringen en hoogspringen 

- Veiligheidseisen
NEN-EN 12503-2:2001 en Sportmatten - Deel 2: Matten voor polsstokhoogspringen en hoogspringen 

- Veiligheidseisen
NEN-EN 12503-3:2001 en Sportmatten - Deel 3: Judomatten - Veiligheidseisen
NEN-EN 12503-4:2001 en Sportmatten - Deel 4: Bepaling van dempingseigenschappen
NEN-EN 12503-5:2001 en Sportmatten - Deel 5: Bepaling van de wrijvingseigenschappen van de 

onderzijde
NEN-EN 12503-6:2001 en Sportmatten - Deel 6: Bepaling van de wrijving aan het bovenvlak
NEN-EN 12503-7:2001 en Sportmatten - Deel 7: Bepaling van de statische stijfheid
NEN-EN 12655:1998 en Turntoestellen - Ringentoestellen - Functionele en veiligheidseisen, 

beproevingsmethoden
NEN-EN 13219:2008 en Turntoestellen - Trampolines - Functionele en veiligheidseisen, 

beproevingsmethoden
NEN-EN 13277-1:2000 en Beschermingsmiddelen voor de vechtsport - Deel 1: Algemene eisen en 

beproevingsmethoden
NEN-EN 13277-2:2000 en Beschermingsmiddelen voor de vechtsport - Deel 2: Aanvullende eisen en 

beproevingsmethoden voor wreefbeschermers, scheenbeschermers en 
onderarmbeschermers

NEN-EN 13277-3:2000 en Beschermingsmiddelen voor de vechtsport - Deel 3: Aanvullende eisen en 
beproevingsmethoden voor beschermers van de romp

NEN-EN 13277-3:2000/A1:2007 en Beschermingsmiddelen voor de vechtsport - Deel 3: Aanvullende eisen en 
beproevingsmethoden voor lichaamsbeschermers

NEN-EN 13277-4:2001/A1:2007 en Beschermingsmiddelen voor de vechtsport - Deel 4: Aanvullende eisen en 
beproevingsmethoden voor hoofdbeschermers

NEN-EN 13277-4:2001 en Beschermingsmiddelen voor de vechtsport - Deel 4: Aanvullende eisen en 
beproevingsmethoden voor hoofdbeschermers

NEN-EN 13277-5:2002 en Beschermingsmiddelen voor de vechtsport - Deel 5: Aanvullende eisen en 
beproevingsmethoden voor genitale en buikbeschermers

NEN-EN 13277-6:2003 en Beschermingsmiddelen voor de vechtsport - Deel 6: Aanvullende eisen en 
beproevingsmethoden voor borstbeschermers voor vrouwen

NEN-EN 13277-7:2009 en Beschermingsmiddelen voor de vechtsport - Deel 7: Aanvullende eisen en 
beproevingsmethoden voor hand- en voetbeschermers

NEN-EN 14468-1:2005 en Tafeltennis - Deel 1: Tafeltennistafels, functionele en veiligheidseisen, 
beproevingsmethoden

NEN-EN 14468-2:2005 en Tafeltennis - Deel 2: Paaltjes voor net samenstelling - Eisen en 
beproevingsmethoden

NEN-ISO 20957-10:2008 en Vast opgestelde trainingsapparatuur - Deel 10: Trainingsfietsen met een 
vast wiel of zonder freewheel, aanvullende specifieke veiligheidseisen en 
beproevingsmethoden

Pagina 341 van 353



Bijlage 1 - Afkortingen van NEN-documenten 
 
A Wijzigingsblad/amendement 
ADV Los verkoopartikel van adviespunten NEN 
AQAP NAVO-kwaliteitsdocument 
ASME American Society of Mechanical Engineers 
ASTM American Society for Testing and Materials 
C Correctieblad 
CD Cd-romuitgave 
CECC CENELEC Electronic Components Committee 
CEE International Commission on rules for the Approval of Electrotechnical 

Equipment 
CEN Comité Européen de Normalisation 
CENELEC ComitéEuropéen de Normalisation Electrotechnique 
CISPR Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques 
CR Europees rapport 
CWA CEN Workshop Agreement 
EGKS Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
EG ETSI Guide 
EN Europese norm van CEN, CENELEC of ETSI 
ENV Europese voornorm van CEN of CENELEC 
ER Europese richtlijn 
ES ETSI-norm (geen landenstemming) 
ETR ETSI-technisch rapport 
ETS Norm van ETSI 
ETSI European Telecommunication Standards Institute 
EU Euronorm 
geratificeerd Geratificeerde versie van Europese norm van CEN of CENELEC 
GSM Technische specificatie van ETSI voor GSM-telefonie 
Guide Niet-normatief document op het gebied van normalisatie 
HD Harmonisatiedocument. Document met dezelfde status als een Europese 

norm. Publicatie is niet verplicht. Wel een verplichting om tegenstrijdige 
nationale normen in te trekken. HD’s worden nu geleidelijk vervangen 
door EN’s. 

I-ETS Voornorm van ETSI 
IEC (Norm van de) International Electrotechnical Commission 
ISO (Norm van de) International Organization for Standardization 
ISO/IEC Norm op het gebied van informatie-technologie die door ISO en IEC 

gezamenlijk wordt uitgebracht 
IS Interpretation sheet 
ISP Internationaal genormaliseerd profiel (informatietechnologie) 
IWA International Workshop Agreement (van ISO) 
LOS Los verkoopartikel NEN 
N Oude afkorting voor Nederlandse norm 
NAD National Application Document 
NEN Nederlandse norm 
NEN-EN Door Nederland aanvaarde Europese norm 
NEN-EN-IEC Door Nederland aanvaarde internationale norm van IEC die Europees is 

aanvaard 
NEN-EN-ISO Door Nederland aanvaarde internationale norm van ISO die Europees is 

aanvaard 
NEN-EN-ISO/IEC Door Nederland aanvaarde internationale ISO/IEC-norm die Europees is 

aanvaard 
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NEN-EU Door Nederland aanvaarde norm van de Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal 

NEN-HD Door Nederland aanvaard Europees harmonisatiedocument 
NEN-HD-IEC Door Nederland aanvaard Europees harmonisatiedocument dat is 

gebaseerd op een IEC-norm 
NEN-IEC Door Nederland aanvaarde internationale norm van IEC 
NEN-ISO Door Nederland aanvaarde internationale norm van ISO 
NEN-ISO/IEC Door Nederland aanvaarde internationale ISO/IEC-norm 
NPR Nederlandse praktijkrichtlijn 
NPR-CR Door Nederland aanvaard Europees rapport 
NPR-EGKS Door Nederland aanvaarde ’Mededeling’ van de Europese Gemeenschap 

voor Kolen en Staal (EGKS) 
NPR-HD-IEC Door Nederland aanvaard Europees harmonisatiedocument dat is 

gebaseerd op een technisch rapport van IEC 
NPR-IEC Door Nederland aanvaard internationaal technisch rapport van IEC 
NVN Nederlandse voornorm 
NVN-ENV Door Nederland aanvaarde Europese voornorm 
NTA Nederlandse technische afspraak 
NTR Nederlandse technische richtlijn; dezelfde status als NPR 
OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series.Dit is een 

hand-leiding voor het opzetten van een 
arbomanagementsysteem. 

Ontw. Ontwerp 
PAS Publicly Available Specification 
R Rapport 
SPE Los verkoopartikel NEN 
TBR Technische basis voor regelgeving. ETSI-document. Wordt omgezet in 

CTR voor nationale regelgeving.  
TR Technisch rapport; dezelfde status als NPR 
TS Technische specificatie 
TTA Technology Trends Assessment 
UIT Publicatie van NEN Uitgeverij 
V Oude afkorting van voornorm 
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Bijlage 2 -  Wat is normalisatie?
 
1.1 Normalisatie in het algemeen 
 
Normalisatie is het opstellen van (technische) regels om daarmee orde of eenheid te scheppen 
op gebieden waar deze ordening noodzakelijk of gewenst is en zo bij te dragen aan een veiliger 
en doelmatiger maatschappij. Normalisatie is meer dan techniek. Het gaat ook om economische 
belangen als investeringen, marktstrategieën en marktaandelen; verschillende partijen met 
eigen belangen moeten het eens worden voordat een norm tot stand komt. Normalisatie is niet 
alleen gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, maar ook op praktische haalbaarheid, 
uitvoerbaarheid en toepasbaarheid. 
Normalisatie vindt plaats in normcommissies met een zorgvuldig bewaakte en unieke overleg-
structuur tussen alle belanghebbende partijen, gebaseerd op consensus. Op deze wijze zijn de 
afspraken die in normen zijn vastgelegd voor alle betrokken partijen aanvaardbaar. 
 
Randvoorwaarden voor normalisatie 
Normalisatie vindt alleen plaats als dat voordeel oplevert, nuttig is voor veiligheid, gezondheid, 
bruikbaarheid of milieu; besparing oplevert in tijd, materiaal of geld en verwarring uitsluit. 
Deze voordelen zijn te behalen in situaties waarin sprake is van massale en meervoudige 
toepassing en van grensoverschrijdende processen tussen verschillende disciplines.  
Normalisatie vindt ook alleen plaats als dit door de betrokken partijen wordt gewenst. Omdat 
het merendeel van de normen vrijwillig van aard is, is deze wens van alle betrokkenen een 
voorwaarde voor het ook daadwerkelijk gebruiken en toepassen van normen.  
Normalisatie is bovendien een voortdurend proces, omdat de technieken, de inzichten en de 
economische omstandigheden die de basis vormen voor normalisatie voortdurend aan 
veranderingen onderhevig zijn. Daarom worden normen met een zekere regelmaat kritisch 
onder ogen genomen en zo nodig aangepast of zelfs ingetrokken. 
 
De taak van het normalisatie-instituut 
Nagenoeg elk land heeft een normalisatie-instelling met dezelfde taak: het naar behoeven 
opstellen van normen, het in goede banen leiden van dat proces en het stimuleren van de 
toepassing van normen. Dat gebeurt vrijwel overal met vergelijkbare spelregels en 
randvoorwaarden. Al langere tijd is er een belangrijke verschuiving van Nederlandse naar 
Europese normalisatie in gang gezet. Steeds meer tijd wordt besteed aan het meewerken aan 
deze Europese en ook internationale normalisatie. Daarbij draagt het Nederlands Normalisatie-
instituut zorg voor een actieve inbreng van het Nederlandse bedrijfsleven en van andere 
betrokkenen bij het opstellen van Europese en internationale normen, zeker daar waar erkende 
nationale belangen in het geding zijn. Voor dit werk heeft NEN een groot aantal 
hooggekwalificeerde medewerkers in dienst, van wie niet alleen kennis over een bepaald 
vakgebied wordt gevraagd, maar ook strategisch inzicht, kennis van procedures en 
kwaliteitsbewustzijn. 
 
Vier niveaus van normalisatie 
Normalisatie kan plaatsvinden op vier niveaus met verschillende reikwijdte: op bedrijfsniveau, 
op nationaal niveau, op Europees niveau en op wereldwijd niveau. 
Bedrijfsnormalisatie richt zich op gebieden binnen de bedrijfsvoering waar verscheidenheid 
overbodig en/of ongewenst is. Dit kan gebeuren zowel door het selecteren van bestaande 
normen als door het ontwikkelen van bedrijfsnormen daar waar dat nodig is.  
Normalisatie op nationaal niveau richt zich op het opstellen van normen met nationale 
reikwijdte. Elk land heeft een erkende instelling die daarvoor zorg draagt. Voor Nederland is 
dat het Nederlands Normalisatie-instituut. 
Normalisatie op Europees niveau en ook op wereldwijd niveau vindt plaats door samenwerking 
van de nationale normalisatie-instellingen, in Europa in CEN en wereldwijd in ISO. Het 
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coördineren van dit werk vindt plaats bij een centraal secretariaat: van CEN in Brussel en van 
ISO in Genève. Bovendien wordt het werk bij CEN en ISO op elkaar afgestemd om dubbel 
werk te voorkomen. Het uitvoerende werk: het voeren van secretariaten van normcommissies 
en werkgroepen zowel bij CEN als bij ISO is verdeeld over de nationale normalisatie-
instellingen. 
 
De rol van normen 
Normen, de op papier of elektronisch voor iedereen toegankelijk gemaakte regels, kunnen op 
talloze manieren een rol spelen in het maatschappelijke verkeer. Een aantal belangrijke 
aspecten van de betekenis van normen is hieronder weergegeven. 
 
Normen als basis voor kwaliteit 
Normen spelen een zeer belangrijke rol waar het gaat om het vastleggen van de kwaliteit van 
producten en ook van processen. Er worden afspraken in vastgelegd over een goede 
uitvoeringspraktijk. Er worden ook afspraken in vastgelegd over de gangbare, gewenste of 
noodzakelijke kwaliteit. De term kwaliteit bevat hierbij een groot aantal aspecten: 
duurzaamheid, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en milieu. Normen geven bovendien de 
mogelijkheid om deze kwaliteitsaspecten te meten en te controleren: geen kwaliteit zonder 
meetmethode. Normen zijn voor de talloze onderwerpen waarvoor ze zijn opgesteld te 
beschouwen als ”kwaliteitshandboeken”. 
 
Normen als basis voor contracten 
Omdat normen door alle betrokken partijen zijn aanvaard, zijn ze bij uitstek geschikt als 
communicatiemiddel in het verkeer tussen deze partijen. Dat betekent dat men niet steeds 
opnieuw in contracten, bestekken en orders hoeft gebruik te maken van ellenlange overzichten 
van specificaties, eisen, beproevingsmethoden, procesbeschrijvingen en dergelijke. Men kan 
volstaan met het verwijzen naar of het van toepassing verklaren van een norm, waarmee 
iedereen weet of kan nagaan wat er wordt verlangd. 
 
Normen als basis voor certificaten 
Certificaten werken als garantie vooraf dat een product of een proces voldoet aan bepaalde 
kwaliteitseisen. Dit gebeurt op basis van beoordelingsrichtlijnen, waarvan de technische 
specificatie van het product of proces in principe altijd is gebaseerd op de voor dat product of 
proces opgestelde norm. 
 
Normen als instrument bij regelgeving 
Ter bescherming van maatschappelijke belangen zoals veiligheid, gezondheid, milieu, 
bruikbaarheid en duurzaamheid kunnen overheden eisen stellen in regelgeving. Om de 
handhaving van deze regelgeving mogelijk te maken, wordt vaak gebruik gemaakt van 
bepalingsmethoden uit aangewezen normen. Ook komt het voor dat normen met eisen en 
berekeningsmethoden worden aangewezen. Gebruik van normen in regelgeving heeft het 
voordeel dat deze door de betrokken partijen reeds zijn geaccepteerd. 
 
Normen als instrument voor een open markt 
Als het gaat om het wegnemen van technische handelsbarrières zijn het natuurlijk de Europese 
normen (EN) en de internationale normen (ISO) die een belangrijke rol kunnen spelen. Op 
Europees niveau kan daarbij gedacht worden aan producten voor de bouw, die worden voorzien 
van een CE-merk als zij voldoen aan een Europese norm voor dat product en daarmee vrij 
verhandelbaar worden binnen de Europese Unie. Op internationaal niveau kan gedacht worden 
aan ISO-normen voor het specificeren van chemicaliën, olieproducten, halffabrikaten en vele 
zaken meer.  
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Normen en productaansprakelijkheid 
Normen kunnen voorkomen dat productaansprakelijkheid een producent in problemen brengt. 
Als een producent kan aantonen dat zijn product en het voortbrengingsproces ervan voldoet aan 
de daarvoor geldende normen, mag worden aangenomen dat hij naar beste eer en geweten heeft 
gehandeld en daarom niet aansprakelijk is voor eventueel optredende problemen. 
 
Normen als efficiency-instrument 
Daar waar componenten van verschillende oorsprong worden samengevoegd tot een product, 
spelen normen een onmisbare rol bij het koppelbaar maken van deze componenten door 
afspraken over dimensionering, vorm en andere aspecten die van invloed zijn op 
compatibiliteit. Daarnaast zijn normen geschikt om voorwaarden te scheppen voor 
typebeperking van componenten terwijl de variatiemogelijkheden van een eindproduct kunnen 
worden vergroot. Normen zijn eveneens geschikt om vaste oplossingen te bieden voor 
regelmatig terugkerende technische problemen. 
 
Normen als communicatiemiddel tussen disciplines 
Generaliserend gesproken is een productie-proces een samenspel van verschillende disciplines. 
Er komen steeds meer disciplines bij met steeds verdergaande specialismen. In dit samenspel 
wordt gebruik gemaakt van elkaars gegevens, producten en diensten. Daarbij is het van groot 
belang dat men de ordening van gegevens op elkaar afstemt, en dat men op de hoogte is van de 
eisen en randvoorwaarden die ieder aan producten en diensten stelt. Normen leveren hiervoor 
het gereedschap. 
 
Normen als collectief geheugen 
In veel situaties zijn normen een belangrijke ”opslagplaats” van vakkennis over producten, 
methoden en technieken. Deze vakkennis is niet alleen gebaseerd op de deskundigheid en het 
inzicht van een groot aantal specialisten, maar ook op de wensen ten aanzien van bruikbaarheid 
en praktisch nut van de kant van het bedrijfsleven. Zij zijn tevens een weergave van de ”state of 
the art”, de gangbare praktijk bij een bepaald onderwerp. Zo kunnen normen in technische 
opleidingen en cursussen een effectief middel voor kennisoverdracht vormen. In veel gevallen 
zijn normen bruikbaar als naslagwerk over een bepaald (technisch) onderwerp. 
 
1.2 Normalisatie in Nederland: NEN 
 
Elk land heeft een eigen normalisatie-instituut waarin normalisatie wordt bevorderd en normen 
tot stand worden gebracht. In Nederland is dit het Nederlands Normalisatie-instituut. Hier 
wordt gewerkt aan het opstellen van Nederlandse normen (NEN). NEN levert in haar 
hoedanigheid als lid van de Europese normalisatie-organisatie CEN (Comité Européen de 
Normalisation) en ook als lid van de mondiale normalisatie-organisatie ISO (International 
Organisation for Standardization) eveneens bijdragen aan het opstellen van Europese normen 
(EN) en wereldwijde normen (ISO). 
De normalisatie op het gebied van elektrotechniek en elektronica vindt plaats onder leiding van 
het Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC). Het NEC vertegenwoordigt Nederland op 
Europees niveau als lid van het Comité Europeén de Normalisation Electrotechnique 
(CENELEC) en op mondiaal niveau als lid van de International Electrotechnical Commission 
(IEC). De bureautaken van het NEC worden uitgevoerd door het NEN-bureau. 
 
Organisatie en werkwijze 
Het Nederlands Normalisatie-instituut is een stichting. Het algemeen bestuur daarvan is breed 
samengesteld uit leden die afkomstig zijn uit maatschappelijke organisaties en uit 
overheidsinstellingen. 
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Voor een aantal sectoren van het maatschappelijk verkeer heeft het NEN-bestuur 
beleidscommissies ingesteld, die op hun beurt ook weer een voor die sector representatieve 
samenstelling hebben. Deze beleidscommissies stellen normcommissies in met de opdracht om 
Nederlandse normen op te stellen of om mee te werken aan Europese of internationale 
normalisatie. 
 
Normcommissies 
Normcommissies worden zorgvuldig samengesteld door organisaties van belanghebbenden uit 
te nodigen voor het voordragen van ter zake kundige leden van een normcommissie. Ook 
betrokken ministeries, instellingen voor wetenschap en onderzoek en andere instituten kunnen 
worden uitgenodigd tot samenwerking in normcommissies. 
 
Ontstaan van een norm 
Een normcommissie kan haar werk verdelen over subcommissies en werkgroepen. Hun taak is 
de technische gegevens te verzamelen, daaruit een keuze te doen op basis van economische 
overwegingen, van inzicht in de maatschappelijke verhoudingen en rekening houdend met de 
internationale en Europese omstandigheden en tot slot deze keuze zodanig te formuleren dat er 
een norm ontstaat die door de belanghebbenden wordt geaccepteerd. Een medewerker van het 
NEN voert het secretariaat van de normcommissie en zorgt ervoor dat de principes en 
spelregels van normalisatie op de juiste manier worden toegepast.  
Besluiten berusten op consensus in de normcommissie. Is die bereikt voor de tekst van een 
normontwerp, dan is het aan de beleidscommissie om te besluiten het ontwerp ter kritiek te 
publiceren. Toekomstige gebruikers van de norm worden via vakpers, nieuwsbrief of 
rechtstreeks uitgenodigd commentaar te leveren.  
De kritiekperiode duurt tenminste drie maanden. De normcommissie dient de commentaren, die 
zij daarvoor aanvaardbaar vindt, in de ontwerptekst te verwerken en de indieners van haar 
besluiten in kennis te stellen alvorens de beleidscommissie besluit tot publicatie van de 
definitieve norm. Uiterlijk eens per vijf jaar dient de norm te worden beoordeeld om de 
beleidscommissie voor te kunnen stellen de norm ongewijzigd te handhaven, te herzien of in te 
trekken. 
 
Andere producten van NEN 
Naast normen geeft NEN ook andere documenten uit: Voornormen (NVN) voor situaties 
waarin behoefte bestaat aan normstelling terwijl voor dat onderwerp nog onvoldoende 
gegevens beschikbaar zijn. Praktijkrichtlijnen (NPR) met informatieve inhoud, toelichtingen, 
praktische aanwijzingen of met voorbeelden van oplossingen die aan normen voldoen.  
Nederlandse Technische Afspraken (NTA) worden soms uitgegeven als er op zeer korte termijn 
behoefte is aan afspraken en het (nog) niet mogelijk is voor dat onderwerp een 
normalisatietraject te starten. 
 
1.3 Normalisatie in Europa: CEN 
Europese normalisatie valt onder de verantwoordelijkheid van drie onafhankelijke organisaties: 
CENELEC voor elektrotechniek, ETSI voor telecommunicatie en CEN voor alle andere 
onderwerpen, dus ook die op het gebied van de bouw.  
 
Voorgeschiedenis 
In 1961 is een formele samenwerking ontstaan tussen de normalisatie-instituten van de 
Europese EU- en EVA-landen in het Comité Européen de Normalisation (CEN), gevestigd in 
Brussel. Ingezien werd dat gezamenlijke Europese normen een belangrijke rol kunnen spelen 
bij het bevorderen van een goed functionerende interne markt. Ook op dit moment is dat de 
belangrijkste drijfveer voor Europese normalisatie.  
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Nieuwe aanpak 
In 1985 heeft de Europese Commissie gekozen voor de zogenaamde ’Nieuwe Aanpak’, omdat 
het ontwikkelen van allerlei gedetailleerde regelgeving door de Europese Commissie zelf 
zoveel tijd zou gaan kosten, dat de politieke doelstellingen ten aanzien van het realiseren van 
een gemeenschappelijke markt bij lange na niet haalbaar zouden zijn. Deze ’Nieuwe Aanpak’ 
betekende een kaderwetgeving opgesteld door de Europese Commissie: de ’Nieuwe Aanpak 
Richtlijnen’. De technische uitwerking van deze richtlijnen vindt plaats door opdrachten van de 
Europese Commissie aan CEN (mandaten) voor het ontwikkelen van geharmoniseerde 
Europese normen die in deze richtlijnen van toepassing worden verklaard. Voordeel van deze 
werkwijze is dat deze ’Nieuwe Aanpak richtlijnen’ meeprofiteren van de consensus onder de 
betrokken partijen, die reeds is bereikt over de technische uitwerkingen van deze richtlijnen in 
de vorm van Europese normen. Een voorbeeld hiervan is de Europese Richtlijn 
Bouwproducten, die aangeeft onder welke condities (CE-markering indien in overeenstemming 
met Europese norm) een bouwproduct vrij verhandelbaar is binnen de Europese Unie. Op dit 
moment is het grootste deel van het Europese normalisatiewerk in CEN-verband het gevolg van 
opdrachten (mandaten) van de Europese commissie, voor de technische uitwerking van 
verschillende Europese richtlijnen. 
 
Organisatie en werkwijze van CEN 
De ’Nieuwe Aanpak’ heeft een forse groei in het werk van CEN veroorzaakt: in 2006 is het 
aantal bestaande normen en normen in voorbereiding (work items) wederom toegenomen. De 
voortgang bij de Europese eenwording en bij het wegnemen van technische 
handelsbelemmeringen is mede afhankelijk van het tijdig verschijnen van deze Europese 
normen. De verantwoordelijkheden en taken zijn als volgt verdeeld: 
CEN/AG: de General Assembly is het hoogste besluitvormende orgaan waarin alle normalisa-
tie-instituten van de EG- en EVA-lidstaten zijn vertegenwoordigd. 
CEN/CA: de Administrative Board is het uitvoerende orgaan van CEN/AG en geeft leiding aan 
alle CEN-activiteiten.  
CEN/BT: de Technical Board is verantwoordelijk voor het normalisatieprogramma en de vlotte 
uitvoering daarvan door CEN/CMC en de CEN/TC’s. 
CEN/TC: de Technical Committee is verantwoordelijk voor het werkprogramma en de plan-
ning bij het opstellen van normen binnen een bepaald vakgebied. Op het terrein van de bouw en 
de civiele techniek zijn ongeveer 88 TC’s actief.  
CEN/TCXXXSCXX of WGXX: de Sub-Committees of Working Groups die in veel gevallen 
onder een TC zijn ingesteld en waarin gewerkt wordt aan het opstellen van de Europese 
normen.  
CEN/CMC: het CEN  Management Centre is de bureau-organisatie van CEN in Brussel die de 
administratieve en professionele ondersteuning levert voor alle werkzaamheden binnen CEN. 
Sectorrapporteurs: op sectorniveau - dus ook op het terrein van de bouw - zijn sectorrapporteurs 
aangesteld ter coördinatie van de normalisatie-activiteiten binnen deze sectoren. Deze 
sectorrapporteurs laten zich adviseren door een Core Group waarin CEN-leden zijn 
vertegenwoordigd. 
De TC’s, SC’s en WG’s worden bemand door afvaardigingen van de nationale normalisatie-
instellingen die lid zijn van CEN. In Nederland is het zo georganiseerd dat de standpunten 
worden geformuleerd in de als klankbord fungerende overeenkomstige NEN-normcommissies. 
Nederlandse delegaties naar de eenmaal of tweemaal per jaar bijeenkomende TC’s en SC’s 
bestaan steeds uit een of meer leden van deze NEN-normcommissies. Gebleken is dat een 
actieve inbreng van zo’n delegatie een grotere rol kan spelen bij de uiteindelijke inhoud van 
een Europese norm dan de gewogen stem van een klein land als Nederland.  
 
prEN, EN, NEN-EN 
Van elke Europese norm verschijnt eerst een conceptversie, aangeduid als prEN (Ontwerp 
NEN-EN) voor een commentaarperiode van zes maanden. Na het verwerken van het 
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commentaar, dat afkomstig kan zijn uit de Europese lidstaten en ook uit de rest van de wereld, 
wordt de herziene versie in stemming gebracht, hetgeen uiteindelijk leidt tot vaststelling van 
een Europese norm (EN). Deze norm wordt door CEN gepubliceerd in het Engels, Frans en 
Duits. De Engelstalige versie wordt door NEN overgenomen als NEN-EN, onder gelijktijdige 
intrekking van de Nederlandse normen, die hiermee strijdig zijn. Waar noodzakelijk kan NEN 
besluiten een officiële Nederlandse vertaling van een NEN-EN uit te brengen, wat gebeurt in 
samenwerking met het Belgisch Normalisatie Instituut (BIN).  
In uitzonderlijke gevallen, waar het bereiken van consensus moeilijk is, kan worden gekozen 
voor het uitbrengen van een Europese voornorm (ENV), waarmee eerst drie jaar lang ervaring 
kan worden opgedaan terwijl de nationale normen hun geldigheid behouden. Hierna kan deze 
experimentele periode nog eens met twee jaar worden verlengd, of de ENV wordt aangepast en 
opnieuw als ENV gepubliceerd, of de ENV wordt, als dan niet aangepast, als EN gepubliceerd. 
Voorbeelden van ENV’s zijn de Europese normen voor bouwconstructies, de Eurocodes. 
Afhankelijk van de gekozen procedure kan het enkele, maar ook vele jaren duren voordat een 
EN is vastgesteld en als NEN-EN voor Nederland de geldende norm is. Dit proces is echter in 
volle gang en op termijn zullen de huidige Nederlandse normen (NEN) worden vervangen door 
Europese normen (NEN-EN).  
 
Standstill 
Alle leden van CEN, dus ook NEN, hebben zich via het Standstill agreement verplicht om af te 
zien van het opstellen of herzien van nationale normen, die tegenstrijdig zijn met Europese 
normen of concepten of herzieningen daarvan. Ontheffing van deze verplichting wordt alleen 
toegelaten onder strikte voorwaarden, zoals een harde noodzaak van het toch opstellen van een 
nationale norm ten behoeve van wetgeving. Een interessant voorbeeld hiervan is de ontheffing 
van de standstillverplichting bij een aantal normen die zijn opgesteld in het kader van het 
Bouwbesluit. 
 

 1.4  Europese richtlijnen en normalisatie 
In Nederland maakt de overheid vaak gebruik van normen door in wetgeving naar normen te 
verwijzen. Zo worden wetten vaak ‘kort en krachtig’ gehouden, terwijl in normen tekst en 
uitleg wordt gegeven. Op Europees niveau kent men hetzelfde fenomeen.  
Hieronder vindt u een korte beschrijving van de koppeling tussen normen en richtlijnen op 
Europees niveau en tevens een korte samenvatting van de meest belangrijke richtlijnen 
waarmee NEN-Bouw in aanraking komt en die ook voor uw dagelijkse werkzaamheden van 
belang kunnen zijn. 
 
Mandaten 
Mandaten vormen de definitieve opdrachten van de Europese Commissie aan de Europese 
normalisatie-organisatie CEN voor het opstellen van ”geharmoniseerde Europese normen”. In 
de mandaten is per ’productfamilie’ aangegeven welke aspecten en eigenschappen in deze 
Europese normen moeten worden behandeld. 
Tevens geeft een mandaat aan welk conformiteitsysteem van toepassing is voor de producten in 
kwestie, de zogenoemde attestation of conformity. Dit is de werkwijze die gevolgd moet 
worden om aan te tonen dat een product aan de geharmoniseerde norm voldoet. 
 
Geharmoniseerde Europese normen 
Met de mandaten in de hand zijn de verschillende Europese normcommissies in staat om het 
werkprogramma hierop aan te passen; reeds opgestelde normen of normontwerpen aan te 
passen en waar nodig nieuwe norm(delen) op te stellen. In veel gevallen zal er sprake zijn van 
een ’basisnorm’ of ’productnorm’ voor een product, waarin de procedure voor de Attestation of 
Conformity is aangegeven en waarin de verwijzing is te vinden naar de normen of normdelen 
voor het bepalen van de verschillende producteigenschappen.  
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Attestation of conformity 
De ’bewijsvoering’ waarmee aangetoond moet worden dat een product voldoet aan de eisen 
van de Richtlijn is vooral gericht op de mate van betrouwbaarheid die de verschillende 
systemen kunnen bieden. Het ene product is nu eenmaal minder gevoelig of kritisch dan het 
andere. In het ene geval is een verklaring door de producent op basis van een typegoedkeuring 
met productiecontroles voldoende, in het andere geval kan het inschakelen van een 
onafhankelijk en erkend laboratorium of certificerende instelling noodzakelijk zijn. 
 
Productspecificaties 
De CE-markering van een product vereist naast de Attestation of Conformity ook dat bij het 
product een specificatie van eigenschappen wordt meegeleverd. Deze moeten zijn bepaald 
volgens de hiervoor aangewezen Europese normen. Welke eigenschappen dat zijn, zal in de 
betreffende Europese productnorm worden vermeld. 
 
Interpretative Documents 
Deze documenten geven per Essentiële Eis een vertaling naar die aspecten of eigenschappen 
waarop producten moeten worden beoordeeld. Zij geven daarmee de Europese 
normcommissies voldoende richting om alvast Europese normen te gaan opstellen om die 
eigenschappen éénduidig vast te kunnen stellen. 
 
Richtlijn Bouwproducten (Construction Products Directive - CPD) 
De Europese Richtlijn Bouwproducten, die moet gaan leiden tot vrije verhandelbaarheid van 
bouwproducten binnen Europa, is al in 1991 in het Bouwbesluit ingevoerd. In 2002 verschenen 
de eerste bouwproducten op de markt die moeten voldoen aan de verplichtingen van deze 
richtlijn. In de komende jaren zullen steeds meer bouwproducten onder het regime van deze 
richtlijn komen te vallen. Zij zijn herkenbaar aan het CE-merkteken. 
De Richtlijn zelf, genummerd 89/106/EEG, bevat een vrij korte tekst over de doelstelling, het 
werkingsgebied, de verplichtingen van de EU-lidstaten, de fundamentele voorschriften, en de 
verdere uitwerking in Europese normen die moet gaan leiden tot de CE-markering van 
bouwproducten in Europa. 
De Richtlijn stelt dat bouwproducten geschikt moeten zijn om bouwwerken te maken die 
voldoen aan een aantal essentiële eisen op het gebied van: 
• constructieve veiligheid; 
• brandveiligheid; 
• hygiëne, gezondheid en milieu; 
• gebruiksveiligheid; 
• geluidhinder; 
• energiezuinigheid. 
Deze essentiële eisen zijn van belang voor de nationale bouwregelgevingen van de lidstaten. 
Dat moest worden vertaald naar essentiële eigenschappen van bouwproducten, waarvoor dan 
uniforme bepalingsmethoden moesten worden opgesteld in Europese normen.  
Dat betekent dat bouwproducten binnen Europa niet meer in elk land opnieuw getest moeten 
worden om daar te worden toegelaten. 
 
Gastoestellen Richtlijn (Gas Appliance Directive - GAD) 
De Richtlijn (90/396/EEG) is van toepassing op het in de handel brengen van gastoestellen die 
worden gebruikt voor koken, verwarmen, waterproductie, koeling, verlichting of wassen en die, 
indien van toepassing, een normale watertemperatuur hebben van ten hoogste 105ºC.  
Bovendien is de Richtlijn van toepassing op ventilatorbranders en voor dergelijke branders 
bedoelde warmtegeneratoren met gas als brandstof, alsmede voor beveiligings-, controle- en 
regelapparatuur en onderdelen (met uitzondering van ventilatorbranders en voor dergelijke 
branders bedoelde warmtegeneratoren) die apart op de markt worden gebracht voor 
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professioneel gebruik en die bestemd zijn om in een gastoestel te worden ingebouwd of om 
geassembleerd te worden tot een gastoestel (de toebehoren).  
Uitgezonderd zijn gastoestellen die bestemd zijn voor gebruik in industriële processen en in 
industriële bedrijven. De Richtlijn stelt eisen aan algemene voorwaarden 
(installatievoorschriften, gebruiksaanwijzing en waarschuwing in taal lidstaat), materialen en 
ontwerp en constructie (vrijkomen onverbrand gas, ontsteking, verbranding, rationeel 
energieverbruik, temperaturen, levensmiddelen en tapwater).  
De Richtlijn heeft een brede toepassing; zo vallen verfafbranders en gasgestookte betondrogers 
er ook onder. 
 
Drinkwater Richtlijn (Drinking Water Directive - DWD) 
Op 1 november 1998 is de nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn gepubliceerd (89/83/EEG). 
Deze richtlijn stelt eisen aan warmtapwatervoorzieningen en drinkwaterinstallaties met een 
collectief karakter.  
Met de term collectief wordt in principe bedoeld dat het water ter beschikking wordt gesteld 
aan derden. Een voorbeeld van een drinkwaterinstallatie met een collectief karakter is die in een 
hotel. Een drinkwaterinstallatie bij ‘de mensen thuis’ valt in principe niet onder de nieuwe 
richtlijn. De richtlijn betreft water bestemd voor menselijke consumptie: drinken, koken, 
voedselbereiding, douche, toilet etc. Dit is van belang met betrekking tot legionella. De 
Richtlijn is ook van toepassing op water dat wordt gebruikt bij de productie van 
levensmiddelen.   
Volgens de Richtlijn moet het water aan de tap schoon en gezond zijn. De kwaliteit van het 
water aan de tap moet voldoen aan de kwaliteitseisen die door de wetgever zijn vastgesteld. Er 
mogen geen micro-organismen, parasieten of stoffen aanwezig zijn in hoeveelheden die een 
gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid. In de Richtlijn is ook een lijst opgenomen 
met stoffen en de maximale concentraties waarin zij mogen voorkomen. Daarnaast mogen de 
lidstaten zelf aanvullende eisen stellen. Voor legionella zijn geen maximum 
concentratiegrenzen opgenomen. Wel stelt de Richtlijn dat de lidstaten verplicht zijn om op 
nationaal niveau eisen te stellen ter bescherming van de volksgezondheid. Bovendien moeten 
lidstaten aanvullende controle uitoefenen wanneer het vermoeden bestaat dat er op bepaalde 
gebieden sprake is van hoog risico. 
 
Richtlijn Openbare Aanbesteding (Public Procurement Directive - PPD) 
De Richtlijn Openbare Aanbesteding  - of de Richtlijn Nutssector - heeft niet alleen betrekking 
op opdrachten verleend door de overheid, maar ook op opdrachten die door bepaalde 
particuliere bedrijven worden vergeven. Al deze opdrachtgevers worden in de Richtlijn ‘de 
aanbestedende dienst’ genoemd. Een zo compleet mogelijk overzicht van de aanbestedende 
diensten in de gemeenschap is opgenomen in de bijlagen I tot en met X van de Richtlijn. 
De Richtlijn Nutssector is van toepassing op overheid, publiekrechtelijke instellingen en 
openbare bedrijven die een relevante activiteit uitoefenen en op alle andere bedrijven en 
instellingen die een relevante activiteit uitvoeren op basis van een door de overheid verleend 
exclusief of bijzonder recht. 
 
Richtlijn Drukapparatuur (Pressure Equipment Directive - PED) 
De Europese Richtlijn drukapparatuur (PED) is opgesteld om ervoor te zorgen dat de basiseisen 
aan de veiligheid van drukapparatuur in de EER hetzelfde zijn. (EER staat voor Europese 
Economische Ruimte. Hieronder vallen alle landen van de Europese Unie plus de landen van 
de Europese Vrijhandelsassociatie, behalve Zwitserland.) Zo ontstaat er vrij handelsverkeer in 
drukapparatuur tussen alle landen in de EER. 
De Richtlijn Drukapparatuur is in Nederland uitgewerkt in het Besluit Drukapparatuur. Dit 
besluit is een Algemene Maatregel van Bestuur die gebaseerd is op de Wet op de Gevaarlijke 
Werktuigen, de Brandweerwet, de Mijnwet, de Mijnwet Continentaal Plat, de Wet 
Milieubeheer en de Stoomwet. 
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Het Besluit Drukapparatuur zorgt voor meer helderheid, omdat het de voorheen versnipperde 
wetgeving voor drukapparatuur op één plaats bijeenbrengt. 
De Richtlijn heeft betrekking op alle door de fabrikant nieuw te bouwen, stationair opgestelde 
drukapparatuur en samenstellen met een maximaal toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar, 
zoals: 
• drukvaten;  
• stoomketels;  
• installatieleidingen;  
• veiligheidsappendages voor de beveiliging van drukapparatuur. 
Tevens beschrijft de Richtlijn een aantal uitzonderingen. Drukapparatuur die onder de 
uitzonderingen valt hoeft dus niet te voldoen aan de eisen van de Richtlijn Drukapparatuur. Op 
deze apparatuur blijft, voor zover aanwezig, de nationale wetgeving van toepassing. 
 
Richtlijn Machineveiligheid (98/37/EG) 
Het werken met machines brengt risico's met zich mee. Uiteraard streeft het bedrijfsleven 
ernaar veilige machines te ontwerpen om deze risico's tot een minimum te beperken. Naast de 
verplichting zijn product te voorzien van de CE-markering, waarmee de fabrikant aangeeft dat 
zijn product aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen voldoet, heeft de fabrikant 
te maken met andere wettelijke verplichtingen, zoals de wetgeving over 
productaansprakelijkheid. 
Sinds 1 januari 1995 is de Europese Richtlijn voor Machineveiligheid definitief van kracht. De 
Machinerichtlijn bevat fundamentele eisen ten aanzien van veiligheid en gezondheid die 
belangrijke consequenties hebben voor het ontwerp en de constructie van machines. 
De eisen van de Machinerichtlijn zijn teruggebracht tot de essenties van machineveiligheid. In 
Europese normen worden deze eisen nader technisch uitgewerkt en geven als het ware handen 
en voeten aan de essentiële eisen van de richtlijn. Het volgen van deze normen is niet verplicht 
maar wel een zeer efficiënte methode om aan de eisen van de richtlijn te voldoen. 
Iedere lidstaat mag de eisen uit een richtlijn naar eigen inzicht inpassen in zijn systeem van 
wetgeving, zolang aan de inhoud en omvang niet wordt getornd. Een lidstaat mag er 
bijvoorbeeld voor kiezen om een richtlijn in verschillende wetten op te nemen. Dit is 
toegestaan, zolang de inhoud van de richtlijn maar uniform wordt overgenomen. Ook mogen 
geen strengere of minder vergaande eisen worden gesteld, tenzij een richtlijn dat toelaat.  
In Nederland is ervoor gekozen de Machinerichtlijn op te nemen als Warenwetbesluit machines 
onder de Warenwet (verantwoordelijk ministerie het Ministerie van VWS). 
 
Richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen (89/686/EEG) 
De Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen (89/686/EEG) geeft fundamentele 
veiligheidsvoorschriften waaraan beschermingsmiddelen moeten voldoen om de gezondheid 
van de gebruiker te beschermen en zijn veiligheid te waarborgen. Deze Nieuwe Aanpakrichtlijn 
wordt uitgewerkt in een groot aantal Europese normen. 
Een persoonlijk beschermingsmiddel is bestemd om te worden gedragen of vastgehouden als 
bescherming tegen één of meer gevaren voor de gezondheid en de veiligheid. Onder deze 
richtlijn vallen ook componenten die deel uitmaken van een geïntegreerd veiligheidssysteem. 
Raakvlakken met de bouw zitten voornamelijk in de verankeringspunten, die in bepaalde 
gevallen worden gebruikt als bouwproduct (om goederen te takelen), en in bepaalde gevallen 
als persoonlijk beschermingsmiddel (combinatie met lijnen en harnasgordels). 
Andere raakvlakken zitten in het bouwproces, waar persoonlijke beschermingsmiddelen 
worden ingezet tegen de risico’s op de (bouw)werkplek. 
 
1.5 Normalisatie wereldwijd: ISO 
Ook bij het wereldwijde normalisatiewerk is het wegnemen van technische handels-
belemmeringen het belangrijkste motief. 
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Voorgeschiedenis 
Wereldwijde normalisatie is begonnen op het terrein van de elektrotechniek: in 1906 werd het 
Internationale Elektrotechnisch Comité (IEC) opgericht. Op andere terreinen is het begonnen in 
1926 met de oprichting van ISA (International federation of the national Standardization 
Associations), die vooral aandacht besteedde aan werktuigbouwkundige onderwerpen. Deze 
activiteiten werden gestaakt in de tweede wereldoorlog en in 1947 werd de nieuwe organisatie 
ISO opgericht.  
 
Organisatie en werkwijze 
Het ’International Organisation for Standardization’ kent evenals CEN een organisatiestructuur, 
waarbij de nationale normalisatie-instituten het lidmaatschap hebben. Dat zijn bij ISO op dit 
moment 103 vaste en 46 corresponderende leden. Het Centrale Secretariaat is in Genève 
gevestigd en verzorgt de coördinatie en de procedurele kant van het internationale 
normalisatiewerk. De secretariaatsfuncties bij de internationale normcommissies (ISO/TC’s) 
zijn verdeeld over de vele nationale normalisatie-instituten. 
 
ISO-normen in Europa en in Nederland 
Via ISO worden onderwerpen genormaliseerd, die wereldwijd betekenis hebben. Als er voor 
een bepaald onderwerp een ISO-norm is opgesteld, wordt deze bij voorkeur door CEN of door 
een nationaal normalisatie-instituut (in Nederland in een dergelijk geval als NEN) 
overgenomen. Bij CEN gebeurt dit met de aanduiding EN met het nummer van de ISO-norm 
voorafgegaan door een 2. Bij NEN gebeurt dit met de aanduiding NEN-ISO met het 
oorspronkelijke nummer. 
Daarnaast komt het voor dat een EN of een NEN grote delen van ISO-normen bevat. 
 
Onderwerpen 
Er zijn talloze onderwerpen die in aanmerking komen voor wereldwijde normalisatie. Veel 
hiervan liggen op de gebieden werktuigbouwkunde, grondstoffen, halffabrikaten, chemie, 
materialen, informatieverwerking, kwaliteitszorg en fundamentele zaken als het internationale 
SI-eenhedenstelsel. Maar ook andere onderwerpen zijn in toenemende mate rijp voor 
internationale normalisatie, zoals landbouw, bouw, gezondheidszorg, milieu en 
goederendistributie. 
 
Procedure 
Meestal is het een industriesector, die de behoefte aan een internationale norm kenbaar maakt. 
Dat gebeurt niet rechtstreeks, maar via een van de aangesloten nationale normalisatie-
instellingen, die een voorstel hiertoe bij ISO indient. Als deze behoefte door ISO is erkend en 
geaccordeerd, worden onderwerp en toepassingsgebied van de op te stellen norm omschreven, 
veelal in een werkgroep met daarin experts uit belanghebbende landen. Daarna wordt in de 
normcommissie, waarin betrokken partijen van alle landen kunnen zijn vertegenwoordigd, 
onderhandeld en gediscussieerd over de feitelijke inhoud van de norm. Als hierover voldoende 
consensus is bereikt, wordt een normontwerp (Draft International Standard, afgekort DIS) 
uitgegeven. 
De laatste fase is de formele goedkeuring. Hiervoor is nodig dat zowel tweederde van de ISO-
leden die actief aan de opstelling meewerkten als drievierde van alle aangesloten leden positief 
over het normontwerp stemmen.  
 
Herziening 
Ook ISO-normen worden eens in de vijf jaar kritisch onder de loep genomen om na te gaan of 
de inhoud verouderd is tengevolge van technologische ontwikkelingen, nieuwe methoden of 
materialen, of strengere kwaliteits- of veiligheidseisen. 
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