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NEN

NEN-EN 197-1 Cement - Deel 1: Samenstelling, specificatie en conformiteitscriteria voor gewone cementsoorten :2011 :2011

NEN-EN 771-1 Specificaties voor metselstenen - Deel 1: Baksteen :2011+A1:2015 :2011+A1:2015

NEN-EN 934-3
Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel 3: Hulpstoffen voor mortel voor metselwerk - Definities, eisen, 

conformiteit en markering en aanduidingen
:2009+A1:2012 :2009+A1:2012

NEN-EN 1338 Betonstraatstenen - Eisen en beproevingsmethoden :2003/C1:2006 :2003/C1:2006

NEN-EN 1339 Betontegels - Eisen en beproevingsmethoden :2003/C1:2006 :2003/C1:2006

NEN-EN 1340 Betonbanden - Eisen en beproevingsmethoden :2003/C1:2006 :2003/C1:2006

NEN-EN 1341 Platen van natuursteen voor buitenbestrating - Eisen en beproevingsmethoden :2012 :2012

NEN-EN 1342 Keien van natuursteen voor buitenbestrating - Eisen en beproevingsmethoden :2012 :2012

NEN-EN 1343 Banden van natuursteen voor buitenbestrating - Eisen en beproevingsmethoden :2012 :2012

NEN-EN 1344 Straatklinkers - Eisen en beproevingsmethoden :2013/C1:2015 :2013/C1:2015

NEN-EN 1423 Wegmarkeringsmaterialen - Nastrooimateriaal - Glasparels, stroefmakende middelen en mengsels van beide :2012/C1:2013 :2012/C1:2013

NEN-EN 1463-1 Wegmarkeringsmaterialen - Retroreflecterende wegdekreflectoren - Deel 1: Initiële producteisen :2009 :2022

NEN-EN 1504-3
Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies - Definities, eisen, kwaliteitsborging en 

conformiteitsbeoordeling - Deel 3: Constructieve en niet-constructieve reparatie
:2005 :2005

NEN-EN 1504-4
Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies - Definities, eisen, kwaliteitsborging en 

conformiteitsbeoordeling - Deel 4: Constructieve hechting
:2004 :2004

NEN-EN 12271 Oppervlakbehandeling van verhardingsoppervlakken - Eisen :2007 :2007

NEN-EN 12273 Emulsie-asfaltbeton - Voorschriften :2008 :2008

NEN-EN 12368 Verkeersregelinstallaties - Verkeerslichten :2006 :2015

NEN-EN 12591 Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Specificaties voor penetratiebitumen :2009 :2009

NEN-EN 12620 Toeslagmateriaal voor beton :2002+A1:2008 :2002+A1:2008

NEN-EN 12794 Vooraf vervaardigde betonproducten - Heipalen :2005+A1:2007/C1:2008 :2005+A1:2007/C1:2008

NEN-EN 13043 Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden :2003/C1:2006 :2003/C1:2006

NEN-EN 13108-1 Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 1: Asfaltbeton :2006/C1:2008 :2016

NEN-EN 13108-5 Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 5: Steenmastiekasfalt :2006/C1:2008 :2016

NEN-EN 13108-6 Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 6: Gietasfalt :2006/C1:2008 :2016

NEN-EN 13108-7 Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 7: Zeer open asfaltbeton :2006/C1:2008 :2016

NEN-EN 13242 Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw :2003+A1:2008 :2003+A1:2008

NEN-EN 13251
Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor toepassing in grondwerken, 

funderingen en keermuren
:2016 :2016

NEN-EN 13383-1 Waterbouwsteen - Deel 1: Specificatie :2002/C1:2006 :2002/C1:2006

NEN-EN 13808 Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Raamwerk voor de specificatie van kationische bitumenemulsies :2013 :2013

NEN-EN 13877-3 Betonverhardingen - Deel 3: Specificaties voor deuvels bij gebruik in betonverhardingen :2004 :2004

NEN-EN 14933
Producten voor thermische isolatie en lichtgewicht vul- en isolatieproducten voor toepassingen in de civiele techniek -

Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd polystyreen (EPS) - Specificatie
:2007 :2007

NEN-EN 15381
Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor het gebruik in wegverhardingen en 

asfaltdeklagen
:2008 :2008


