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Woord vooraf

Artikel 01.01.01 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen 2010 luidt als volgt:

Voor zover met deze Standaard niet in strijd behoren hiertoe mede, als waren zij er letterlijk
inopgenomen, de Nederlandse normen van de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN),
zoals deze zijn vermeld in het ‘Normenoverzicht GWW’ en deze drie maanden voor de dag van
aanbesteding luiden. Het ‘Normenoverzicht GWW’ wordt periodiek opgesteld en gepubliceerd door
CROW te Ede.

Onder een Nederlandse norm wordt verstaan een in dit ‘Normenoverzicht GWW’ vermeld document,
waarbij in de aanduiding van het document de atkorting NEN voorkomt. In bijlage 1 is een lijst van
alle afkortingen van NEN-documenten opgenomen. Alle soorten documenten kunnen in principe in
het Normenoverzicht voorkomen, maar het gaat uitsluitend om documenten die de status van
Nederlandse norm hebben, dat wil zeggen documenten waarvan de aanduiding begint met NEN:

NEN Nederlandse norm

NEN-EN Door Nederland aanvaarde Europese norm

NEN-EN-IEC Door Nederland aanvaarde internationale norm van IEC die Europees is aanvaard

NEN-EN-ISO Door Nederland aanvaarde internationale norm van ISO die Europees is aanvaard

NEN-EN-ISO/IEC Door Nederland aanvaarde internationale ISO/IEC-norm die Europees is aanvaard

NEN-EU Door Nederland aanvaarde norm van de Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal

NEN-HD Door Nederland aanvaard Europees harmonisatiedocument

NEN-HD-IEC Door Nederland aanvaard Europees harmonisatiedocument dat is gebaseerd op een
IEC-norm

NEN-IEC Door Nederland aanvaarde internationale norm van IEC

NEN-ISO Door Nederland aanvaarde internationale norm van ISO

NEN-ISO/IEC Door Nederland aanvaarde internationale ISO/IEC-norm
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Thematische lijst van Nederlandse normen en normontwerpen en
van als zodanig aanvaarde Europese en internationale normen en
de ontwerpen daarvoor, ingedeeld volgens ICS.

Voor de betekenis van de gebruikte aanduidingen wordt verwezen

naar bijlage 1.

Voor een uitleg over het normalisatie-werk van NEN wordt

verwezen naar bijlage 2.

Document Taal

Titel

01.040.13 - Milieu en gezondheidsbescherming. Veiligheid (Woordenlijsten)

NEN-EN 132:1999 ni

Adembhalingsbeschermingsmiddelen - Definities van
termen en pictogrammen

NEN-EN 132:1999 en

Adembhalingsbeschermingsmiddelen - Definities van
termen en pictogrammen

NEN-EN 134:1998 nl

Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Benaming van
onderdelen

NEN-EN 134:1998 en

Adembhalingsbeschermingsmiddelen - Benaming van
onderdelen

NEN-EN 135:1999 ni

Adembhalingsbeschermingsmiddelen - Lijst van
gelijkwaardige termen

NEN-EN 135:1999 en

Adembhalingsbeschermingsmiddelen - Lijst van
gelijkwaardige termen

NEN-EN 374-1:2003 en

Beschermende handschoenen tegen chemicalién en
micro-organismen - Deel 1: Terminologie en prestatie-
eisen

NEN-EN 1005-1:2001+A1:2008 en

Veiligheid van machines - Menselijke fysieke belasting -
Deel 1: Termen en definities

NEN-EN 1085:2007 en;fr;de

Afvalwaterzuivering - Termen en definities

NEN-EN 1540:2011 en;fr;de

Werkplekatmosfeer - Terminologie

NEN-EN 1846-1:2011 en

Brandweer- en reddingsvoertuigen - Deel 1:
Terminologie en aanduiding

NEN-EN 1868:1997 en;fr;de

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Lijst
van gelijkwaardige termen

NEN-EN 1868:1997 nl;en;fr;de

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Lijst
van gelijkwaardige termen

NPR-CEN-ISO/TR 11610:2004
en;fr;de

Beschermende kleding - Woordenlijst

NEN-EN 12258-3:2003 en;fr;de

Aluminium en aluminiumlegeringen - Termen en
definities - Deel 3: Schroot

NEN-EN 12258-4:2004 en;fr;de

Aluminium en aluminiumlegeringen - Termen en
definities - Deel 4:Restanten van de aluminiumindustrie

NEN-EN 12832:1999 en;fr;de

Karakterisering van slib - Gebruik en verwijdering van
slib - Woordenlijst

NEN-EN 13193:2000 en

Verpakking - Verpakking en milieu - Terminologie




Document Taal Titel

NEN-EN 13237:2012 en

Plaatsen waar explosiegevaar kan heersen - Termen en
definities voor apparatuur en beveiligingssystemen
bedoeld voor gebruik op plaatsen waar explosiegevaar
kan heersen

NEN-EN 13832-1:2006 en

Schoeisel voor de bescherming tegen chemicalién - Deel
1: Terminologie en beproevingsmethoden

NEN-EN 13965-1:2004-12 en;fr;de

Karakterisering van afval - Terminologie - Deel 1:
Materiaal gerelateerde termen en definities

NEN-EN 13965-2:2010 en;de;fr

Karakterisering van afval - Terminologie - Deel 2:
Management gerelateerde termen en definities

NEN-EN 14564:2004 en

Tanks voor transport van gevaarlijke materialen -
Terminologie

NEN-EN 14799:2007 en;fr;de

Luchtfilters voor algemene luchtreiniging - Terminologie

NEN-EN 15144:2007 en;fr;de

Winteronderhoudsuitrusting - Terminologie - Termen
voor winteronderhoud

NEN-EN 15602:2008 en

Veiligheid service aanbieders - Terminologie

NEN-IEC 60050-195:1998/A1:2001
en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst - Deel 195:
Aarding en bescherming tegen elektrische schok

NEN-IEC 60050-195:1998 en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst - Deel 195:
Aarding en bescherming tegen elektrische schok

NEN-IEC 60050-821:1998 en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst - Deel 821:
Signaal- en veiligheidstoestellen voor spoorwegen

NEN-EN-IEC 60695-4:2012 en

Brandbaarheidbeproeving - Deel 4: Terminologie op het
gebied van brandbeproevingen van electrotechnische
producten

NEN-EN-1SO 4007:2012 en;fr;de

Persoonlijke beschermingsmiddelen - Oog- en
gezichtsbescherming - Woordenboek

NEN-1SO 5805:1998 en;fr

Mechanische trillingen en schokken - Blootstelling van de
mens - Woordenlijst

NEN-EN-1SO 10075-1:2000 en

Ergonomische principes gerelateerd aan mentale
werkbelasting - Deel 1: Algemene termen en definities

NEN-I1SO 11074:2006 en;fr

Bodem - Woordenlijst

NEN-EN-1SO 12100:2010 nl

Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen
- Risicobeoordeling en risicoreductie

NEN-EN-1SO 12100:2010 en

Veiligheid van machines - Basisbegrippen voor ontwerp -
Risicobeoordeling en risicoreductie

NEN-EN-1SO 13731:2002 en;fr

Ergonomie van de thermische omgeving - Woordenlijst
en symbolen

NEN-EN-1SO 13943:2010 en

Brandveiligheid - Woordenlijst

NEN-EN-1SO 14050:2010 en

Milieumanagement - Verklarende woordenlijst

NEN-EN-1SO 14644-6:2007 en;fr

Schone ruimten en gelijksoortige gecontroleerde
omgevingen - Deel 6: Woordenlijst

NEN-EN-1SO 14644-9:2012 en

Schone ruimten en gelijksoortige gecontroleerde
omgevingen - Deel 9: Classificatie van
oppervlaktereinheid




Document Taal Titel

NEN-I1SO 16165:2001 en

Schepen en maritieme techniek - Milieubescherming van
zeewater - Terminologie in relatie met acties tegen
olieverlies

NEN-EN-1SO 26800:2011 en

Ergonomie - Algemene benadering, beginselen en
concepten

NEN 5880:2006 nl

Afval en afvalverwijdering - Algemene termen en
definities

NEN 5884:2008 nl

Afval en afvalverwijdering - Termen en definities voor
bouw- en sloopafval

NEN 6584:1987 nl

Regenwater - Termen en definities

NEN 6599:1991 nl

Water - Termen en definities

NEN 7360:1997 nl

NEN-EN 1330-1:1998 en

01.040.19 - Beproeving (Woordenlijsten)

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Termen en definities

Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel
1: Lijst van algemene termen

NEN-EN 1330-1:1998 nl

Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel
1: Lijst van algemene termen

NEN-EN 1330-2:1998 nl

Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel
2: Termen die voor niet-destructieve
onderzoeksmethoden worden toegepast

NEN-EN 1330-2:1998 en;de;fr

Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel
2: Termen die voor niet-destructieve
onderzoeksmethoden worden toegepast

NEN-EN 1330-3:1997 en;fr;de

Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel
3: Termen gebruikt bij industrieel radiografisch
onderzoek

NEN-EN 1330-3:1997 nl

Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel
3: Termen gebruikt bij industrieel radiografisch
onderzoek

NEN-EN 1330-4:2010 en;fr;de

Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel
4: Termen gebruikt bij ultrasoon onderzoek

NEN-EN 1330-7:2005 en;fr;de

Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel
7: Termen gebruikt bij magnetisch onderzoek

NEN-EN 1330-8:1998 en;fr;de

Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel
8: Termen gebruikt bij de beproeving op lekdichtheid

NEN-EN 1330-8:1998 nl

Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel
8: Termen gebruikt bij de beproeving op lekdichtheid

NEN-EN 1330-9:2009 fr;en;de

Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel
9: Termen gebruikt bij onderzoek met akoestische
emissie

NEN-EN 1330-10:2003 en;fr;de

Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel
10: Termen gebruikt bij de visuele beproeving

NEN-EN 1330-11:2007 en;fr;de

Niet-destructief onderzoek - Terminologie - Deel 11:
Termen gebruikt bij rontgen diffractie van polykristallijn
en amorf materiaal

NEN-EN 12519:2004 en;fr;de

Ramen en deuren - Terminologie




Document Taal Titel

NEN-EN 14096-1:2003 en Niet-destructief onderzoek - Kwalificatie van
radiografische film digitalisatiesystemen - Deel 1:
Definities, kwantitatieve meting van beeldkwaliteit
parameters, standaard referentie film en
kwaliteitscontrole

NEN-EN 16016-1:2011 en;fr;de Niet-destructief onderzoek - Stralingsmethoden -
Gecomputeriseerde tomografie - Deel 1: Terminolgie

NEN-EN 16018:2011 en;de;fr Niet-destructieve onderzoek - Termen en definities -
Termen die worden gebruikt bij ultrasoon onderzoek met
phased array

NEN-EN-IEC 60068-5-2:2000 en;fr |Klimatologische en mechanische beproevingsmethoden
voor elektrotechnische producten - Deel 5-2: Richtlijn
voor het opstellen van beproevingsmethoden - Termen
en definities

NEN-EN-1SO 12706:2010 en;fr;de |Niet-destructief onderzoek - Woordenlijst van termen
gebruikt bij penetrantonderzoek

NEN-EN-1SO 12718:2008 en;fr;de |Niet-destructief onderzoek - Wervelstroombeproeving -
Woordenlijst

01.040.45 - Spoorwegen (Woordenlijsten)

NEN-EN 1907:2005 en Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer -
Terminologie

NEN-EN 13232-1:2003 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Wissels en kruisingen -
Deel 1: Definities

NEN-EN 14478:2005 en;fr;de Railverkeer - Remmen - Algemene woordenlijst

NEN-EN 15663:2009/C1:2010 en  |Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Rollend
materieel - Definitie

NEN-EN 15663:2009 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Rollend
materieel - Definitie

NPR-CLC/TS 50459-5:2005 en Spoorwegen en soorgelijk geleid vervoer -
Telecommunicatie,seinwezen en gegevensverwerking -
Europees treinbeveiligingssysteem (ERTMS) - Bestuurder
-machine interface - Deel 5: Symbolen

NEN-IEC 60050-821:1998 en;fr Internationale elektrotechnische woordenlijst - Deel 821:
Signaal- en veiligheidstoestellen voor spoorwegen

01.040.79 - Houttechnologie (Woordenlijsten)

NEN-EN 309:2005 en Spaanplaat - Definitie en classificatie

NEN-EN 313-2:1999 en;fr;de Triplex - Classificatie en terminologie - Deel 2: Termen
en definities

NEN-EN 633:1994 en Cement-gebonden spaanplaat - Definitie en classificatie

NEN-EN 633:1994 nl Cement-gebonden spaanplaat - Definitie en classificatie

NEN-EN 844-1:1995 en Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
1: Algemene termen voor rondhout en gezaagd hout

NEN-EN 844-1:1998 nl Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
1: Algemene termen voor rondhout en gezaagd hout

NEN-EN 844-2:1997 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel

2: Algemene termen voor rondhout




Document Taal Titel

NEN-EN 844-2:1997 nl;en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
2: Algemene termen voor rondhout

NEN-EN 844-3:1995 en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
3: Algemene termen voor gezaagd hout

NEN-EN 844-3:1998 nl

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
3: Algemene termen voor gezaagd hout

NEN-EN 844-4:1997 nl;en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
4: Termen betreffende het vochtgehalte

NEN-EN 844-4:1997 en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
4: Termen betreffende het vochtgehalte

NEN-EN 844-5:1997 nl;en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
5: Termen betreffende de afmetingen van rondhout

NEN-EN 844-5:1997 en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
5: Termen betreffende de afmetingen van rondhout

NEN-EN 844-6:1997 en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
6: Termen betreffende de afmetingen van gezaagd hout

NEN-EN 844-6:1997 nl

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
6: Termen betreffende de afmetingen van gezaagd hout

NEN-EN 844-7:1997 nl;en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
7: Termen voor de anatomische opbouw van hout

NEN-EN 844-7:1997 en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
7: Termen voor de anatomische opbouw van hout

NEN-EN 844-8:1997 en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
8: Termen voor de onvolkomenheden in rondhout

NEN-EN 844-8:1997 nl;en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
8: Termen voor de onvolkomenheden in rondhout

NEN-EN 844-9:1997 en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
9: Termen voor de onvolkomenheden in gezaagd hout

NEN-EN 844-9:1997 nl

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
9: Termen voor de onvolkomenheden in gezaagd hout

NEN-EN 844-10:1998 nl;en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
10: Termen voor verkleuring en aantasting door
schimmels

NEN-EN 844-10:1998 en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
10: Termen voor verkleuring en aantasting door
schimmels

NEN-EN 844-11:1998 nl;en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
11: Termen voor aantasting door insecten

NEN-EN 844-11:1998 en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
11: Termen voor aantasting door insecten

NEN-EN 844-12:2001 nl;en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
12: Aanvullende termen en algemene index

NEN-EN 844-12:2001 en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
12: Aanvullende termen en algemene index

NEN-EN 1001-1:2005 en;fr;de

Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde
producten - Terminologie - Deel 1: Lijst van equivalente
termen




Document Taal Titel

NEN-EN 1001-2:2005 en Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde
producten - Terminologie - Deel 2: Woordenlijst

NEN-EN 13556:2003 en;fr;de Rondhout en gezaagd hout - Benamingen van
houtsoorten die worden gebruikt in Europa

NEN-EN 13756:2003 en;fr;de Houten vloeren - Terminologie

NEN-EN 13986:2004 en Houtachtige plaatmaterialen voor gebruik in de bouw -
Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken

NEN-EN 14076:2004 en;fr;de Houten trappen - Terminologie

NEN-EN 14076:2004 nl;en;fr;de Houten trappen - Terminologie

NPR-CEN/TS 15679:2008 en Thermisch gemodificeerd hout - Definities en
eigenschappen €€ € €

NEN-1SO 2074:2007 en;fr Triplex - Woordenlijst

01.040.91 - Bouw en bouwmaterialen (Woordenlijsten)

NEN-EN 235:2002 en Wandbekleding - Verklarende woordenlijst en symbolen

NEN-EN 303-1:1999/A1:2003 en Centrale verwarmingsketels - Deel 1: Centrale
verwarmingsketels met ventilator branders - Definities,
algemene eisen, beproeving en merking

NEN-EN 303-1:1999 en Centrale-verwarmingsketels - Deel 1: Centrale-
verwarmingsketels met ventilatorbranders - Definities,
algemene eisen, beproeving en merken

NEN-EN 303-4:1999 en Centrale-verwarmingsketels - Deel 4: Centrale-
verwarmingsketels met ventilatorbranders - Speciale
eisen voor ketels met een ventilatorbrander op olie met
een vermogen tot 70 kW en een maximale bedrijfsdruk
van 3 bar - Termen en definities, bijzondere eisen,
beproeving en merken

NEN-EN 303-5:2012 en Centrale-verwarmingsketels - Deel 5: Centrale-
verwarmingsketels voor vaste brandstoffen, met de hand
of automatisch gestookt, nominale belasting tot 500 kW
- Termen en definities, eisen, beproeving en merken

NEN-EN 459-1:2010 en Bouwkalk - Deel 1: Definities, specificaties en
conformiteitscriteria

NEN-EN 480-8:2012 en Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel -
Beproevingsmethoden - Deel 8: Traditionele bepaling
van het droge-stofgehalte

NEN-EN 520:2004+A1:2009 en Gipsplaten - Definities, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 607:2004 en PVC dakgoten en toebehoren van ongeplastificeerd PVC
(PVC-U) - Definities, eisen en beproeving

NEN-EN 932-6:1999 en Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen
van toeslagmaterialen - Deel 6: Definities van
herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid

NEN-EN 934-2:2009+A1:2012 en |Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel
2: Hulpstoffen voor beton - Definities, eisen,
conformiteit, markering en aanduiding

NEN-EN 1264-1:2011 en Watergevulde vloer-, wand- en plafondsystemen voor
verwarming en koeling - Deel 1: Definities en symbolen
NEN-EN 1304:2005 nl Keramische dakpannen en hulpstukken - Definities en

productspecificaties




Document Taal Titel

NEN-EN 1304:2005 en

Keramische dakpannen en hulpstukken - Definities en
productspecificaties

NEN-EN 1304:2005/C11:2007 nl

Keramische dakpannen en hulpstukken - Definities en
productspecificaties

NEN-EN 1504-1:2005 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Definities, eisen,
kwaliteitsborging en conformiteitsbeoordeling - Deel 1:
Definities

NEN-EN 1504-2:2004 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Definities, eisen,
kwaliteitsbeheersing en conformiteitsbeoordeling - Deel
2: Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton

NEN-EN 1504-3:2005 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Definities, eisen,
kwaliteitsborging en conformiteitsbeoordeling - Deel 3:
Constructieve en niet-constructieve reparatie

NEN-EN 1504-9:2008 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Definities, eisen,
kwaliteitsborging en conformiteitsbeoordeling - Deel 9:
Algemene principes voor het gebruik van de producten
en systemen

NEN-EN 1504-10:2004 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Definities - Eisen -
Kwaliteitsbeheersing en conformiteitsbeoordeling - Deel
10: Gebruik van producten en systemen op de
bouwplaats en kwaliteitsbeheersing van het werk

NEN-EN 1504-10:2004/C1:2006 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Definities - Eisen -
Kwaliteitsbeheersing en conformiteitsbeoordeling - Deel
10: Gebruik van producten en systemen op de
bouwplaats en kwaliteitsbeheersing van het werk

NEN-EN 1555-1:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening -
Polyetheen (PE) - Deel 1: Algemeen

NVN 12056:2008 nl

Binnenriolering - Verkenning van de Europese normen
EN 12056-1, -2, -3, -4 en -5 versus de Nederlandse
norm NEN 3215

NEN-EN 12056-1:2000 en

Binnenriolering onder vrij verval - Deel 1: Algemene en
uitvoeringseisen

NEN-EN 12216:2002 en;fr;de

Aan de binnenzijde en buitenzijde geplaatste
zonneschermen - Terminologie, verklaarbare
woordenlijst en definities

NEN-EN 12433-1:1999 en;fr;de

Industriéle, bedrijfs- en garagedeuren en hekken -
Termen en definities - Deel 1: Soorten deuren

NEN-EN 12433-2:1999 en;fr;de

Industriéle, bedrijfs- en garagedeuren en hekken -
Termen en definities - Deel 2: Onderdelen van deuren

NEN-EN 12440:2008 en

Natuursteen - Benamingscriteria

NEN-EN 12665:2012 en

Licht en verlichting - Basistermen en -criteria voor het
vastleggen van eisen aan de verlichting

NEN-EN 12670:2002 en

Natuursteen - Terminologie

11
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NEN-EN 12792:2003 en

Ventilatie van gebouwen - Symbolen, terminologie en
grafische symbolen

NEN-EN 13119:2007 en;fr;de

Vliesgevels - Terminologie

NEN-EN 13279-1:2008 en

Gipsbindmiddelen en gipsmortel - Deel 1: Definities en
eisen

NEN-EN 13318:2000 en;fr;de

Vloermortel en dekvloeren - Definities

NEN-EN 13318:2000 nl;en;fr;de

Vloermortel en dekvloeren - Definities

NEN-EN 13454-1:2004 en

Bindmiddelen, samengestelde bindmiddelen en
fabrieksmatig vervaardigde mengsels voor dekvloeren
gebaseerd op calciumsulfaat - Deel 1: Definities en eisen

NEN-EN 13707:2004+A2:2009 en

Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende
bitumen dakbanen voor waterafdichtingen - Definities en
eigenschappen

NEN-EN 13859-1:2010 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Definities en
eigenschappen voor onderlagen - Deel 1: Onderlagen
voor schubvormig gelegde dakbedekkingen

NEN-EN 13859-2:2010 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Definities en
eigenschappen van folies - Deel 2: Folies voor
toepassing achter gevelbekleding

NEN-EN 13888:2009 en

Mortel voor keramische tegels - Eisen,
conformiteitsbeoordeling, classificatie en aanduiding

NEN-EN 13956:2013 en

Flexibele banen voor waterafdichting - Kunststof en
rubber banen voor waterafdichting voor daken -
Definities en eigenschappen

NEN-EN 13967:2012 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en
rubber banen tegen optrekkend vocht inclusief kunststof
en rubber banen voor kelder en fundatie afdichtingen -
Definities en eigenschappen

NEN-EN 13969:2004/A1:2007 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen banen
tegen optrekkend vocht inclusief bitumen banen voor
kelder en fundatie afdichtingen - Definities en
eigenschappen

NEN-EN 13969:2004 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen banen
tegen optrekkend vocht inclusief bitumen banen voor
kelder en fundatie afdichtingen - Definities en
eigenschappen

NEN-EN 13970:2004 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen -
Dampremmende lagen van bitumen - Definities en
eigenschappen

NEN-EN 13970:2004/A1:2006 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen -
Dampremmende lagen van bitumen - Definities en
eigenschappen

NEN-EN 13984:2004/A1:2006 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en
rubber dampremmende lagen - Definities en
eigenschappen

NEN-EN 13984:2004 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en
rubber dampremmende lagen - Definities en
eigenschappen

12
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NEN-EN 13986:2004 en

Houtachtige plaatmaterialen voor gebruik in de bouw -
Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken

NEN-EN 14016-1:2004 en

Bindmiddelen voor magnesietvloeren - Magnesiumoxide
en magnesiumchloride - Deel 1: Definities en eisen

NEN-EN 14037-1:2003 en

Aan het plafond gemonteerde stralingspanelen met een
toevoertemperatuur van het water van minder dan 120 °
C - Deel 1: Technische specificaties en eisen

NEN-EN 14190:2005 en

Gipsplaten die verdere bewerking hebben ondergaan -
Definities, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14394:2005+A1:2008 en

Centrale-verwarmingsketels - Centrale-
verwarmingsketels met ventilatorbranders - Nominale
belasting tot 10 MW bij temperaturen van 110 °C

NEN-EN 14487-1:2005 en

Spuitbeton - Deel 1: Definities, eisen en conformiteit

NEN-EN 14511-1:2011 en

Luchtbehandelingsapparatuur, koeleenheden met
vloeistof en warmtepompen met elektrisch aangedreven
compressoren voor ruimteverwarming en voor koeling -
Deel 1: Termen en definities

NEN-EN 14618:2009 en

Steen van agglomeraat - Terminologie en classificatie

NEN-EN 14909:2012 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en
rubber banen voor vochtwerende lagen - Definities en
eigenschappen

NEN-EN 15167-1:2006 en

Gemalen gegranuleerde hoogovenslak voor gebruik in
beton, mortel en injectiemortel - Deel 1: Definities,
specificaties en conformiteitscriteria

NEN-EN 15221-1:2006 en

Facility Management - Deel 1: Termen en definities

NEN-EN 15221-1:2006 en;nl

Facility Management - Deel 1: Termen en definities

NEN-EN 15283-1:2008+A1:2009 en

Met vezel versterkte gipsplaten - Definities, eisen en
beproevingsmethoden - Deel 1: Met matten versterkte
gipsplaten

NEN-EN 15283-2:2008+A1:2009 en

Met vezel versterkte gipsplaten - Definities, eisen en
beproevingsmethoden Deel 2: Met vezel versterkte
gipsplaten

NPR-CEN/TS 15379:2007 en

Building management - Terminology and scope of
services

NEN-EN 15900:2010 en

Energie-efficiéntie van diensten - Definities en essentiéle
eisen

CEN/TR 16239:2011 en

Installatieregels voor vezel (gips) pleisterwerk

NPR-CEN/TR 16395:2012 en

Gasinfrastructuur - CEN/TC 234 Druk Definities -
Richtlijndocument

NEN 10050-845:1988 en;fr;de;ru

Internationale elektrotechnische woordenlijst -
Hoofdstuk 845: Verlichting

NEN-I1SO 6707-1:2004 en

Bouwkunde en civiele techniek - Woordenlijst - Deel 1:
Algemene termen

NEN-EN-1SO 6927:2012 en;fr;de

Bouweconstructies -Voegkitten - Woordenlijst

NEN-EN-1SO 9288:1996 nl

Thermische isolatie - Warmteoverdracht door straling -
Symbolen voor fysische grootheden en definities
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NEN-EN-1SO 9288:1996 en

Thermische isolatie - Warmteoverdracht door straling -
Symbolen voor fysische grootheden en definities

NEN-1SO 11375:1998 en

Machines en apparatuur voor de bouw - Termen en
definities

NEN-ISO 11886:2002 en

Machines en apparatuur voor de bouw - Hei- en
lichtingsapparatuur - Woordenlijst en commerciéle
specificatie

NEN-1SO 11886:2002/C1:2006 en

Machines en apparatuur voor de bouw - Hei- en
lichtingsapparatuur - Woordenlijst en commerciéle
specificaties

NEN-1SO 13006:2012 en

Keramische tegels - Definities, classificatie,
eigenschappen en merken

NEN-I1SO 15688:2012 en

Wegenbouw en -onderhoudsapparatuur -
Bodemstabilisatoren - Terminologie en commerciéle
specificaties

NEN-ISO 15689:2003 en

Wegenbouw en het gebruik van apparatuur -
Poederverdelers - Terminologie en commerciéle
specificatie

NEN-I1SO 16039:2004 en

Wegenbouw en -onderhoudsapparatuur - Antislip
klinkers - Woordenlijst en commerciéle specificaties

NEN-1SO 16039:2004/A1:2013 en

Wegenbouw en -onderhoudsapparatuur - Antislip
klinkers - Woordenlijst en commerciéle specificaties

NEN-ISO 16818:2008 en

Milieubewust ontwerpen van gebouwen - Energie-
efficiéntie - Terminologie

NEN-1SO 18650-1:2004 en

Machines en apparatuur voor de bouw - Betonmengers -
Deel 1: Woordenlijst en algemene specificaties

NEN-1SO 29464:2011 en

Reinigingsapparatuur voor lucht en andere gassen -
Woordenlijst

NEN 2580:2007/C1:2008 nl

Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen,
definities en bepalingsmethoden (Bouwbesluit 2012)

NEN 2580:2007 nl

Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen,
definities en bepalingsmethoden (Bouwbesluit 2012)

NTA 2581:2011 nl

Opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580

NEN 2660:1996/C2:1997 nl

Ordeningsregels voor gegevens in de bouw - Termen,
definities en algemene regels

NEN 2660:1996 nl

Ordeningsregels voor gegevens in de bouw - Termen,
definities en algemene regels

NEN 2699:2013 nl

Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken
- Begripsomschrijvingen en indeling

NEN 2745:2007 nl

Termen voor facilitaire voorzieningen toegespitst op de
gezondheidszorg - Rubricering en definiéring

NEN 2881:1990 nl

Maattoleranties voor de bouw - Begripsomschrijvingen
en algemene regels

NEN 2891:1990 nl

Gevelelementen - Termen, definities en regels voor de
bepaling van de modulaire plaats en maten

NEN 3411:1990 nl

Voegen - Termen en definities

NEN 3509-1:2008 nl

Vaste trappen in gebouwen - Deel 1: Algemeen
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NEN 3509-2:2008 nl Vaste trappen in gebouwen - Deel 2: Woningen en
woongebouwen
NEN 5884:2008 nl Afval en afvalverwijdering - Termen en definities voor

bouw- en sloopafval

NEN 6000:1986 nl Modulaire coérdinatie voor gebouwen -
Begripsomschrijvingen, algemene bepalingen en regels
voor plannen

NEN 6000:1986/C1:1986 nl Modulaire coérdinatie voor gebouwen -
Begripsomschrijvingen, algemene bepalingen en regels
voor plannen

NTA 8101:2005 nl Termen voor facilitaire voorzieningen toegespitst op het
onderwijs - Definiéring en rubricering

01.040.93 - Civiele techniek (Woordenlijsten)

NEN-EN 1317-1:1998 en Afschermende constructies voor wegen - Deel 1:
Terminologie en algemene criteria voor
beproevingsmethoden

NEN-EN 1317-1:2010 en Afschermende constructies voor wegen - Deel 1:
Terminologie en algemene criteria voor
beproevingsmethoden

NEN-EN 13481-1:2012 en Railtoepassingen - Spoor - Prestatie-eisen voor
bevestigingssystemen - Deel 1: Definities

NEN-EN 14227-2:2004 en Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 2:
Slakgebonden mengsels

NEN-I1SO 6707-1:2004 en Bouwkunde en civiele techniek - Woordenlijst - Deel 1:

Algemene termen

NEN-1SO 13473-2:2002 en Karakterisering van de oppervlaktetextuur van
wegdekken met behulp van textuurprofielen - Deel 2:
Terminologie en basiseisen voor de analyse van
textuurprofielen van wegdekken

NEN-ISO 15642:2003 en Wegenbouw en onderhoudsapparatuur -
Asfaltmenginstallaties - Terminologie en commerciéle
specificaties

NEN-I1SO 15878:2008 en Wegenbouw en onderhoudsmaterieel - Asfalt
straatstenen - Terminologie en zakelijke specificaties

NEN 3300:1996 nl Buitenriolering - Termen en definities

NEN 3610:2011 nl Basismodel geo-informatie - Termen, definities, relaties

en algemene regels voor de uitwisseling van informatie
over aan de aarde gerelateerde ruimtelijke objecten

01.060 - Grootheden en eenheden

NEN-EN 764-2:2012 nl Drukapparatuur - Deel 2: Hoeveelheden, symbolen en
eenheden

NEN-EN 764-2:2012 en Drukapparatuur - Deel 2: Hoeveelheden, symbolen en
eenheden

NEN-EN 764-4:2002 en Drukapparatuur - Deel 4: Vaststelling van technische
leveringsvoorwaarden voor metallische materialen

NEN-EN 764-4:2002 nl Drukapparatuur - Deel 4: Vaststelling van technische

leveringsvoorwaarden voor metallische materialen
NPR-CEN/TR 13233:2007 en Technische keramiek - Notaties en symbolen




Document Taal Titel

NPR-CEN/TR 13233:2007/C1:2007

en

Technische keramiek - Notaties en symbolen

NEN-EN-IEC 80000-14:2009 en

Grootheden en eenheden - Deel 14: Telebiometrie
gerelateerd aan menselijke fysiologie

NEN-EN-IEC 60027-
1:2006/A2:2007 en;fr

Lettersymbolen voor de elektrotechniek - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-IEC 60027-1:2006 en;fr

Lettersymbolen voor de elektrotechniek - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-IEC 60027-2:2007 en;fr

Lettersymbolen voor de elektrotechniek - Deel 1:
Telecommunicatie en elektronica

NEN-EN-IEC 60027-3:2007 en;fr

Lettersymbolen voor de elektrotechniek - Deel 3:
Logaritmische en gerelateerde grootheden en hun
eenheden

NEN-EN-IEC 60027-4:2007 en;fr

Lettersymbolen voor de elektrotechniek - Deel 4:
Roterende elektrische machines

NEN-EN-IEC 60027-6:2007 en;fr

Lettersymbolen voor de elektrotechniek - Deel 3:
Controle technologie

NEN-EN-IEC 60027-7:2010 en

Lettersymbolen voor de elektrotechniek - Deel 7:
Stroomopwekking, -transport en -distributie

NEN-IEC 60050-112:2010 en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst - Deel 112:
Grootheden en eenheden

NEN-EN-IEC 62419:2009 en

Regeltechniek - Regels voor het aanduiden van
meetinstrumenten

NEN-EN-IEC 62428:2008 en

Electric power engineering - Modal components in three-
phase a.c. systems - Quantities and transformations

NEN-1SO 7345:1988/C1:1996 nl

Thermische isolatie - Fysische grootheden, definities en
symbolen

NEN-1SO 7345:1988 nl

Thermische isolatie - Fysische grootheden, definities en
symbolen

NEN-EN-1SO 9288:1996 nl

Thermische isolatie - Warmteoverdracht door straling -
Symbolen voor fysische grootheden en definities

NEN-EN-1SO 9288:1996 en

Thermische isolatie - Warmteoverdracht door straling -
Symbolen voor fysische grootheden en definities

NEN-EN-1SO 9346:2007 en

Hygrothermische prestatie van gebouwen en
bouwmaterialen - Fysische grootheden voor massa
transport - Termen, definities en symbolen

NEN-EN-1SO 13731:2002 en;fr

Ergonomie van de thermische omgeving - Woordenlijst
en symbolen

NEN-EN-1SO 17769-1:2012 en;fr;ru

Vloeistofpompen en installatie - Algemene termen -
Definities, grootheden, lettersymbolen en units - Deel 1:
Vloeistofpompen

NEN-EN-1SO 17769-2:2012 en;fr;ru

Vloeistofpompen en installatie - Algemene termen -
Definities, grootheden, lettersymbolen en units - Deel 2:
Pompsystemen

NEN-1SO 80000-1:2009 en

Grootheden en eenheden - Deel 1: Algemeen

NEN-1SO 80000-1:2009/C1:2011
en

Grootheden en eenheden - Deel 1: Algemeen

16



Document Taal Titel

NEN-I1SO 80000-2:2009 en

Grootheden en eenheden - Deel 2: Wiskundige tekens
en symbolen voor gebruik in de natuurwetenschappen
en technologie

NEN-1SO 80000-3:2006 en

Grootheden en eenheden - Deel 3: Ruimte en tijd

NEN-1SO 80000-4:2006 en

Grootheden en eenheden - Deel 4: Mechanica

NEN-1SO 80000-5:2007 en

Grootheden en eenheden - Deel 5: Thermodynamica

NEN-1SO 80000-7:2009 en

Grootheden en eenheden - Deel 7: Licht

NEN-EN-1SO 80000-8:2007 en

Grootheden en eenheden - Deel 8: Akoestiek

NEN-1SO 80000-9:2009 en

Grootheden en eenheden - Deel 9: Fysische chemie en
moleculaire fysica

NEN-1SO 80000-9:2009/A1:2011
en

Grootheden en eenheden - Deel 9: Fysische chemie en
moleculaire fysica

NEN-1SO 80000-10:2009 en

Grootheden en eenheden - Deel 10: Atomaire- en
kernfysica

NEN-1SO 80000-11:2009 en

Grootheden en eenheden - Deel 11: Karakteristieke
getallen

NEN-1SO 80000-12:2009 en

Grootheden en eenheden - Deel 12: Vaste fysische
toestand

NEN 999:1977 nl

Het Internationale Stelsel van Eenheden (SI)

NEN 3049:1978 nl

Herleiding van eenheden tot Sl-eenheden

NEN 3698:1977 nl

Grootheden in de bouw - Lengte, oppervlakte en inhoud

NEN 6701:2005 nl

NEN-EN 15016-1:2004 en

Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB
1990 - Namen en symbolen voor grootheden

01.100.01 - Technische tekeningen, algemeen

Technische tekeningen - Railtoepassingen - Deel 1:
Algemene principes

NEN-EN 15016-2:2004 en

Technische tekeningen - Railtoepassingen - Deel 2:
Onderdelenlijsten

NEN-EN 15016-2:2004/C1:2007 en

Technische tekeningen - Railtoepassingen - Deel 2:
Onderdelenlijsten

NEN-EN 15016-3:2004 en

Technische tekeningen - Railtoepassingen - Deel 3:
Werkwijze bij wijziging van technische documenten

NEN-1SO 128-1:2003 nl

Technische tekeningen - Algemene principes voor de
weergave - Deel 1: Inleiding en trefwoordenregister

NEN-1SO 128-1:2003 en

Technische tekeningen - Algemene principes voor de
weergave - Deel 1: Inleiding en trefwoordenregister

NEN-EN-1SO 128-20:2001 en

Technische tekeningen - Algemene principes voor de
weergave - Deel 20: Basisafspraken over lijnen

NEN-EN-1SO 128-21:2001 en

Technische tekeningen - Algemene principes voor de
weergave - Deel 21: Het tekenen van lijnen door CAD-
systemen

NEN-1SO 128-22:1999 nl

Technische tekeningen - Algemene principes voor de
weergave - Deel 22: Basisafspraken en toepassing van
aanhaallijnen en verwijzingslijnen
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NEN-1SO 128-22:1999 en

Technische tekeningen - Algemene principes voor de
weergave - Deel 22: Basisafspraken en toepassing van
aanhaallijnen en verwijzingslijnen

NEN-1SO 128-30:2001 en

Technische tekeningen - Algemene principes voor de
weergave - Deel 30: Basisafspraken voor aanzichten

NEN-1SO 128-30:2001 nl

Technische tekeningen - Algemene principes voor de
weergave - Deel 30: Basisafspraken voor aanzichten

NEN-1SO 128-40:2001 nl

Technische tekeningen - Algemene principes voor de
weergave - Deel 40: Basisafspraken voor doorsneden

NEN-1SO 128-40:2001 en

Technische tekeningen - Algemene principes voor de
weergave - Deel 40: Basisafspraken voor doorsneden

NEN-1SO 128-50:2001 en

Technische tekeningen - Algemene principes voor de
weergave - Deel 50: Basisafspraken voor de weergave
van vlakken op doorsneden

NEN-1SO 128-50:2001 nl

Technische tekeningen - Algemene principes voor de
weergave - Deel 50: Basisafspraken voor de weergave
van vlakken op doorsneden

NEN-1SO 129-1:2004 en

Technische tekeningen - Inschrijving van maten en
toleranties - Deel 1: Algemene principes

NEN-1SO 129-1:2004 nl

Technische tekeningen - Inschrijving van maten en
toleranties - Deel 1: Algemene principes

NEN-1SO 2553:1994 nl

Las- en soldeerverbindingen - Symbolische weergave op
tekeningen

NEN-EN-1SO 3098-0:1998 nl

Technische productdocumentatie - Schrift - Deel O:
Algemene eisen

NEN-EN-1SO 3098-2:2000 en

Technische productdocumentatie - Schrift - Deel 2:
Latijns alfabet, cijfers en tekens

NEN-EN-1SO 3098-3:2000 en

Technische productdocumentatie - Schrift - Deel 3:
Griekse alfabet

NEN-EN-1SO 3098-4:2000 en

Technische productdocumentatie - Schrift - Deel 4:
Diakrieten en speciale tekens voor het Latijnse alfabet

NEN-EN-1SO 3098-5:1998 en

Technische productdocumentatie - Schrift - Deel 5:
Computerondersteund schrift van het Latijnse alfabet,
cijfers en tekens

NEN-EN-1SO 3098-6:2000 en

Technische productdocumentatie - Schrift - Deel 6:
Cyrillisch alfabet

NEN-ISO 3272-1:2003 en

Het op microfilm zetten van technische tekeningen en
andere tekenkamerdocumenten - Deel 1:
Uitvoeringsprocedures

NEN-1SO 3272-1:2003/C1:2009 en

Het op microfilm zetten van technische tekeningen en
andere tekenkamerdocumenten - Deel 1:
Uitvoereningsprocedures

NEN-ISO 3272-3:2002 en

Het op microfilm zetten van technische tekeningen en
andere tekenkamerdocumenten - Deel 3:
Vensterponskaart voor 35 mm microfilm

NEN-1SO 3272-6:2000 en

Microfilmtechniek van technische tekeningen en andere
tekenkantoordocumenten - Deel 6: Kwaliteitseisen en
controle van systemen voor vergrotingen van 35 mm
microfilm
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NEN-1SO 5455:1990/C1:1996 nl

Technische tekeningen - Schalen

NEN-1SO 5455:1990 nl

Technische tekeningen - Schalen

NEN-1SO 5456-1:1997 nl

Technisch tekenen - Projectiemethoden - Deel 1:
Overzicht

NEN-EN-ISO 5456-1:1999 en

Technisch tekenen - Projectiemethoden - Deel 1:
Overzicht

NEN-EN-1SO 5456-2:1999 en

Technisch tekenen - Projectiemethoden - Deel 2:
Orthografische afbeeldingen

NEN-1SO 5456-2:1997 nl

Technisch tekenen - Projectiemethoden - Deel 2:
Orthografische afbeeldingen

NEN-EN-1SO 5456-3:1999 en

Technisch tekenen - Projectiemethoden - Deel 3:
Axonometrische afbeeldingen

NEN-1SO 5456-3:1997 nl

Technisch tekenen - Projectiemethoden - Deel 3:
Axonometrische afbeeldingen

NEN-EN-1SO 5456-4:2001 en

Technische tekeningen - Projectiemethoden - Deel 4:
Centrale projectie

NEN-EN-1SO 5457:1999 en

Technische productdocumentatie - Formaten en
inrichting van tekenbladen

NEN-EN-1SO 5457:1999 nl

Technische productdocumentatie - Formaten en
inrichting van tekenbladen

NEN-EN-1SO 5457:1999/A1:2010
en

Technische productdocumentatie - Formaten en
inrichting van tekenbladen

NEN-EN-1SO 5457:1999/A1:2010 nl

Technische productdocumentatie - Formaten en
inrichting van tekenbladen

NEN-1SO 6428:1992 nl

Technische tekeningen - Eisen voor microverfilming

NEN-EN-1SO 6428:1999 en

Technische tekeningen - Eisen voor microverfilming

NEN-EN-1SO 6433:2012 en

Technische productdocumentatie - Deelverwijzingen

NEN-EN-I1SO 7200:2004 nl

Technische productdocumentatie - Gegevensvelden in
titelblokken

NEN-EN-1SO 7200:2004 en

Technische productdocumentatie - Gegevensvelden in
titelblokken

NEN-EN-1SO 10209:2012 en;fr;de

Technische productdocumentatie - Woordenlijst -
Termen betreffende technische tekeningen,
productbeschrijving en aanverwante documentatie

NPR-ISO/TR 23605:2010 en

Technische product specificatie (TPS) -
Toepassingsrichtlijnen - Internationaal model voor de
nationale tenuitvoerlegging

NEN 379:2003 nl

Technische productdocumentatie - Vouwen en inhechten
van tekenbladen

NPR 2730:1994 nl

Toepassing van nhormen voor geometrische toleranties in
de praktijk

NEN 3526:1983 nl

NEN-1SO 128-23:1999 en

Microfilmtechniek - Microverfilmen van technische
tekeningen

01.100.30 - Bouwkundige tekeningen

Technische tekeningen - Algemene principes voor de
weergave - Deel 23: Lijnen op constructietekeningen
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NEN-1SO 128-23:1999 nl

Technische tekeningen - Algemene principes voor de
weergave - Deel 23: Lijnen op constructietekeningen

NEN-EN-1SO 3766:2004 en

Bouwkundige tekeningen - Vereenvoudigde tekenwijze
van betonwapening

NEN-EN-I1SO 3766:2004/C11:2004
en

Bouwkundige tekeningen - Vereenvoudigde tekenwijze
van betonwapening

NEN-EN-1SO 4066:1999 nl

Bouwkundige tekeningen - Buigstaten

NEN-EN-1SO 4157-1:1999 en

Bouwkundige tekeningen - Aanduidingssystemen - Deel
1: Gebouwen en delen van gebouwen

NEN-EN-1SO 4157-1:1999 nl

Bouwkundige tekeningen - Aanduidingssystemen - Deel
1: Gebouwen en delen van gebouwen

NEN-EN-1SO 4157-2:1999 en

Bouwkundige tekeningen - Aanduidingssystemen - Deel
2: Ruimtenamen en -nummers

NEN-EN-1SO 4157-2:1999 nl

Bouwkundige tekeningen - Aanduidingssystemen - Deel
2: Ruimtenamen en -nummers

NEN-EN-1SO 4157-3:1999 en

Bouwkundige tekeningen - Aanduidingssystemen - Deel
3: Ruimte-identificatoren

NEN-EN-1SO 4157-3:1999 nl

Bouwkundige tekeningen - Aanduidingssystemen - Deel
3: Ruimte-identificatoren

NEN-EN-1SO 4172:1997 en

Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen -
Tekeningen voor de montage van geprefabriceerde
delen

NEN-EN-1SO 4172:1997 nl

Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen -
Tekeningen voor de montage van geprefabriceerde
delen

NEN-EN-1SO 5261:1999 en

Technische tekeningen - Vereenvoudigde weergaven van
staven en profielen

NEN-1SO 5261:1996 nl

Technische tekeningen - Vereenvoudigde weergaven van
staven en profielen

NEN-EN-1SO 6284:2000 en

Tekeningen in de bouw - Aanduiding van
grensmaatafwijkingen

NEN-EN-1SO 6284:2000 nl

Tekeningen in de bouw - Aanduiding van
grensmaatafwijkingen

NEN-EN-1SO 7437:1996 nl

Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen -
Algemene regels voor de uitvoering van
productietekeningen voor geprefabriceerde dragende
delen

NEN-EN-1SO 7437:1996 en

Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen -
Algemene regels voor de uitvoering van
productietekeningen voor geprefabriceerde dragende
delen

NEN-EN-1SO 7518:1999 en

Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen -
Vereenvoudigde weergave van sloop en herbouw

NEN-EN-1SO 7518:1999 nl

Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen -
Vereenvoudigde weergave van sloop en herbouw

NEN-EN-1SO 7519:1997 en

Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen -
Algemene grondslagen voor samenstellingstekeningen
en montagetekeningen
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NEN-EN-1SO 7519:1997 nl

Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen -
Algemene grondslagen voor samenstellingstekeningen
en montagetekeningen

NEN-EN-1SO 8560:1999 en

Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen -
Weergave van modulaire maten, lijnen en rasters

NEN-EN-1SO 8560:1999 nl

Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen -
Weergave van modulaire maten, lijnen en rasters

NEN-EN-1SO 9431:1999 en

Bouwkundige tekeningen - Inrichting van tekenbladen
voor tekeningen en voor tekst, en voor het titelblok

NEN-EN-1SO 9431:1999 nl

Bouwkundige tekeningen - Inrichting van tekenbladen
voor tekeningen en voor tekst, en voor het titelblok

NEN-EN-1SO 11091:1999 en

Bouwkundige tekeningen - Aanduidingen op
landschaptekeningen

NEN-EN-1SO 11091:1999 nl

Bouwkundige tekeningen - Aanduidingen op
landschaptekeningen

N 45:1951 nl

Bouw- en waterbouwkundige tekeningen - Hout- of
steenstaat

NEN 47:1970/C1:1971 nl

Technische tekeningen - Doorsnede-aanduidingen van
materialen op bouwkundige tekeningen

NEN 47:1970 nl

Technische tekeningen - Doorsnede-aanduidingen van
materialen op bouwkundige tekeningen

NEN 114:1991 nl

Technische tekeningen in de bouw - Aanduidingen van
onderdelen en inrichting van bouwwerken op tekeningen
1:50 en 1:100

NEN 115:1960 nl

Technische tekeningen - Aanduidingen op kaarten en
tekeningen van uit te voeren werken

NEN 379:2003 nl

Technische productdocumentatie - Vouwen en inhechten
van tekenbladen

NEN 449:1969 nl

Weg- en waterbouwkundige tekeningen - Aanduidingen
van lengte- en dwarsprofielen

NEN 916:1975 nl

Technische tekeningen - Tekeningen voor meubelen en
betimmeringen

NEN 1330:1969 nl

Aanduidingen van waterbouwkundige kunstwerken op
kaarten

NEN 2302D1:1983 nl

Tekening D1 bij NEN 2302 - Wapening en fundering
woonhuis

NEN 2302B2:1983 nl

Tekening B2 bij NEN 2302 - Beplantingsplan

NEN 2302E1:1983 nl

Tekening E1 bij NEN 2302 - Fundering woonhuis en
begane grond

NEN 2302B1:1983 nl

Tekening B1 bij NEN 2302 - Situatie- en tuintekening

NEN 2302E4:1983 nl

Tekening E4 bij NEN 2302 - Buitenkozijnen

NEN 2302F1:1983 nl

Tekening F1 bij NEN 2302 - Inrichting begane grond

NEN 2302E3:1983 nl

Tekening E3 bij NEN 2302 - Kozijnenoverzicht

NEN 2302E2:1983 nl

Tekening E2 bij NEN 2302 - Maatvoering begane grond

NEN 2302C2:1983 nl

Tekening C2 bij NEN 2302 - Dwarsprofiel

NEN 2302D2:1983 nl

Tekening D2 bij NEN 2302 - Onderwapening, vloerplan
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NEN 2302A1:1983 nl

Tekening Al bij NEN 2302 - Structuurschets

NEN 2302C1:1983 nl

Tekening C1 bij NEN 2302 - Civiele techniek

NEN 2302:1983 nl

Tekeningen in de bouw - Algemene regels

NEN 2302E5:1983 nl

Tekening E5 bij NEN 2302 - Kozijndetails

NEN 2302D3:1983 nl

Tekening D3 bij NEN 2302 - Langsbalken, beton

NEN 2302:1983/A2:1983 nl

Tekening A2 bij NEN 2302 - Bestemmingsplan

NPR 2570:1986 nl

Tekeningen in de bouw - Codrdinatie van gegevens op
tekeningen voor gebouwen

NEN 2571:1984 nl

Tekeningen in de bouw - Aanduiding van maximaal
toelaatbare maatafwijkingen

NEN 2572:1987 nl

Tekeningen in de bouw - Aanduiding van meetgegevens
op uitzettekeningen

NPR 2573:1988 nl

Tekeningen in de bouw - Symbolen, roosters en
maataanduiding op basis van NEN 6000

NEN 2574:1993 nl

Tekeningen in de bouw - Indeling van gegevens op
tekeningen voor gebouwen

NEN 3116:1990 nl

Tekeningen in de bouw - Basissymbolen voor de
uitwisseling van gegevens over de ligging van
ondergrondse leidingen

NEN 3256diskette:1997 nl

Tekeningen in de bouw - Algemene regels en symbolen
voor basiskaarten

NEN 3870:1980 nl

Tekeningen voor betonconstructies

03.120.10 - Kwaliteitszorg en kwaliteitsborging
NEN-EN 2000:1992 en

Lucht- en ruimtevaart - Kwaliteitsborging - EN-
luchtvaartprodukten - Goedkeuring van het
kwaliteitssysteem van de fabrikant

NEN-EN 9100:2009 en

Quality Management Systems - Requirements for
Aviation, Space and Defense Organizations

NEN-EN 9102:2006 en

Aerospace series - Quality systems - First article
inspection

NEN-EN 9103:2005 en

Aerospace series - Quality management systems -
Variation management of key characteristics

NEN-EN 9104:2006 en

Aerospace series - Quality management systems -
Requirements for Aerospace Quality Management
System Certification/Registrations Programs

NEN-EN 9104-003:2010 en

Aerospace series - Quality management systems - Part
003: Requirements for Aerospace Quality Management
System (AQMS) Auditor Training and Qualification

NEN-EN 9110:2010 en

Quality Management Systems - Requirements for
Aviation Maintenance Organizations

NEN-EN 9111:2005 en

Aerospace series - Quality management systems -
Assessment applicable to maintenance organizations
(based on 1SO 9001:2000)

NEN-EN 9115:2013 en

Quality Management Systems - Requirements for
Aviation, Space and Defense Organizations - Deliverable
Software (Supplement to EN 9100)
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NEN-EN 9120:2010 en

Quality Management Systems - Requirements for
Aviation, Space and Defence Distributors

NEN-EN 9121:2009 en

Aerospace series - Quality management systems -
Assessment applicable to stockist distributors (based on
1SO 9001:2000)

NEN-EN 9131:2009 en

Aerospace series - Quality management systems -
Nonconformance documentation

NEN-EN 9132:2006 en

Aerospace series - Quality management systems - Data
Matrix Quality Requirements for Parts Marking

NEN-EN 9133:2006 en

Aerospace series - Quality management systems -
Quialification procedure for aerospace standard parts

NEN-EN 9137:2012 en

Kwaliteitsmanagementsystemen - Richtlijnen voor het
toepassen van AQAP 2110 binnen een EN 9100
kwaliteitsmanagementsysteem

NEN-EN 12408:2004 en

Veiligheidseisen voor kabelbaneninstallaties voor het
vervoer van personen - Kwaliteitscontrole

NEN-EN 12798:2007 en

Vervoerskwaliteitsmanagementsysteem - Weg-, spoor-
en binnenwatervervoer - Aanvullende eisen voor het
kwaliteitsmanagementsysteem volgens EN 1SO 9001 met
betrekking tot de veiligheid bij het vervoer van
gevaarlijke stoffen

CWA 14644:2003 en

Normen kwaliteitsborging (leerbronnen)

NEN-EN 14969:2006 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Kwalificatiesysteem
voor railwerkzaamheden aan de bovenbouw

NEN-EN 15224:2012 nl

Zorg en welzijn - Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen
gebaseerd op EN 1SO 9001:2008

NEN-EN 15224:2012 en

Zorg en welzijn - Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen
gebaseerd op EN 1SO 9001:2008

NPR-CEN/TR 15226:2006 en

Bouwproducten - Behandeling van geluid in technische
specificaties

NPR-CEN/TR 15592:2007 en

Gezondheidszorg - Kwaliteitsmanagementsystemen -
Richtlijn voor het gebruik van EN 1SO 9004:2000 voor
prestatieverbetering in de gezondheidszorg

CWA 16026:2009 en

Normalisatie van online toepassingen voor het oplossen
van geschillen

CWA 16030:2009 en

Code of practice for implementing quality in mobility
management in small and medium sized cities

NEN-EN 16224:2012 en

Gezondheidszorg door chiropractoren

NEN-EN 16247-1:2012 en

Energie-audits - Deel 1: Algemene eisen

NPR-CEN-ISO/TR 14969:2005 nl

Medische hulpmiddelen -
Kwaliteitsmanagementsystemen - Leidraad voor de
toepassing van 1SO 13485:2003

NPR-CEN-1SO/TR 14969:2005 en

Kwaliteitssystemen - Medische hulpmiddelen - Leidraad
voor de toepassing van I1SO 13485:2003

NEN-EN 45503:1996 en

Norm voor verklaringen met betrekking tot de
beoordeling van procedures voor de contracttoekenning
door organisaties werkzaam in de sectoren water,
energie, transport en telecommunicatie
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NEN-EN 100114-1:1997 en

Procedure-reglement - Regels voor het vaststellen van
de kwaliteit - Deel 1: CECC-eisen voor de goedkeuring
van een organisatie

NEN-EN 100114-6:1997/A1:1999
en

CECC Kwaliteitsbeoordelingsprocedure voor
elektronische onderdelen - Deel 6: Goedkeuring van de
technologie toegepast door fabrikanten

NEN-EN-IEC 60300-3-2:2005 en;fr

Beleid met betrekking tot betrouwbaarheid - Deel 3-2:
Leidraad voor de toepassing - Het verzamelen van
betrouwbaarheidsgegevens in het veld

NEN-EN-IEC 60300-3-3:2004 en

Beleid met betrekking tot betrouwbaarheid - Deel 3-3:
Leidraad voor de toepassing - Berekening van de
levenscyclus

NEN-EN-IEC 60300-3-4:2008 en

Beleid met betrekking tot betrouwbaarheid - Deel 3-4:
Leidraad voor de toepassing - Leidraad voor de
specificatie van betrouwbaarheidseisen

NEN-IEC 60300-3-6:1999 en;fr

Beleid met betrekking tot betrouwbaarheid - Deel 3:
Leidraad voor de toepassing - Sectie 6:
Programmatuuraspecten van betrouwbaarheid

NEN-1EC 60300-3-9:1999 en;fr

Beleid met betrekking tot betrouwbaarheid - Deel 3:
Leidraad voor de toepassing - Sectie 9: Risico-analyse
van technologische systemen

NTA-IWA 2:2008 en

Kwaliteitsmanagementsystemen - Richtlijnen voor het
toepassen van de 1SO 9001:2000 in
opleidingsinstellingen

NTA-IWA 4:2009 en

Kwaliteitsmanagementsystemen - Richtlijnen voor het
toepassen van de 1SO 9001:2000 in lokale overheden

NPR-1SO Guide 34:2009 en

Algemene eisen voor de vakbekwaamheid van
producenten van referentiemateriaal

NEN-EN-1SO 9000:2005 nl;en

Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en
verklarende woordenlijst

NEN-EN-1SO 9000:2005 en

Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en
verklarende woordenlijst

NEN-EN-1SO 9001:2008 en;nl

Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen

NEN-EN-1SO 9001:2008 en

Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen

NEN-EN-1SO 9001:2008+C1:2009
nl

Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen

NEN-EN-1SO 9001:2008/C1:2009
en

Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen

NEN-EN-1SO 9001:2008/C1:2009 nl

Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen

NEN-EN-1SO 9004:2009 en

Managen op duurzaam succes van een organisatie - Een
aanpak op basis van kwaliteitsmanagement

NEN-EN-1SO 9004:2009 nl

Managen op duurzaam succes van een organisatie - Een
aanpak op basis van kwaliteitsmanagement

NEN-1SO 10001:2007 en

Kwaliteitsmanagement - Klanttevredenheid - Richtlijnen
voor gedragscodes voor organisaties

NEN-1SO 10001:2007 nl

Kwaliteitsmanagement - Klanttevredenheid - Richtlijnen
voor gedragscodes voor organisaties
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NEN-1SO 10002:2004 nl

Kwaliteitsmanagement - Klanttevredenheid - Richtlijnen
voor klachtenbehandeling in organisaties

NEN-1SO 10002:2004 en

Kwaliteitsmanagement - Klanttevredenheid - Richtlijnen
voor klachtenbehandeling in organisaties

NEN-1SO 10002:2004/C1:2009 en

Kwaliteitsmanagement - Klanttevredenheid - Richtlijnen
voor klachtenbehandeling in organisaties

NEN-1SO 10003:2007 nl

Kwaliteitsmanagement - Klanttevredenheid - Richtlijnen
voor geschiloplossing buiten organisaties

NEN-I1SO 10003:2007 en

Kwaliteitsmanagement - Klanttevredenheid - Richtlijnen
voor geschiloplossing buiten organisaties

NEN-1SO 10004:2012 en

Quality management - Customer satisfaction - Guidelines
for monitoring and measuring

NEN-ISO 10005:2005 en

Kwaliteitsmanagement - Richtlijnen voor
kwaliteitsplannen

NEN-ISO 10006:2003 en

Kwaliteitsmanagementsystemen Richtlijnen voor
kwaliteitsmanagement in projecten

NEN-ISO 10007:2004 en

Kwaliteitsmanagementsystemen - Richtlijnen voor
configuratiebeheer

NEN-EN-1SO 10012:2003 en

Managementsystemen voor metingen - Eisen voor
meetprocessen en meetapparatuur

NEN-ISO/TR 10013:2001 en

Richtlijnen voor documentatie voor
kwaliteitsmanagementsystemen

NEN-ISO 10014:2006 en

Kwaliteitsmanagement - Richtlijnen voor het realiseren
van financiéle en ecomomische voordelen

NEN-1SO 10014:2006/C1:2007 en

Kwaliteitsmanagement - Richtlijnen voor het realiseren
van financiéle en economische voordelen

NEN-1SO 10015:2000 en

Kwaliteitsmanagement - Richtlijnen voor trainingen

NPR-ISO/TR 10017:2003 en

Richtlijnen voor statistische technieken voor 1SO
9001:2000

NEN-1SO 10019:2005 en

Richtlijnen voor de selectie van
kwaliteitsmanagementsysteemconsultants en gebruik
van hun diensten

NEN-EN-1SO 13485:2012 en

Medische hulpmiddelen -
Kwaliteitsmanagementsystemen - Bijzondere eisen voor
reguleringsdoeleinden

NEN-EN-1SO 13485:2012/C11:2012
en

Medische hulpmiddelen -
Kwaliteitsmanagementsystemen - Bijzondere eisen voor
reguleringsdoeleinden

NEN-ISO 15161:2001 en

Handleiding bij de toepassing van 1SO 9001:2000 in de
voedingsmiddelen- en drankindustrie

NEN-EN-1SO 15189:2012 en

Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en
competentie

NEN-EN-1SO 15378:2011 en

Primaire verpakkingsmaterialen voor medicinale
producten - Speciale eisen voor de toepassing van de
ISO 9001:2000, met referentie tot Produktieleidraad
(GMP)
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NPR-1SO/TS 16949:2009 en

Kwaliteitsmanagementsystemen - Specifieke eisen voor
de toepassing van 1SO 9001:2008 voor
automobielproductie en organisaties die relevante
service-onderdelen leveren

NEN-EN-1SO 19011:2011 nl

Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van
managementsystemen

NEN-EN-1SO 19011:2011 en

Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van
managementsystemen

NPR-I1SO/TS 19218:2005 en

Medische hulpmiddelen - Codeerstructuur voor type en
oorzaak van ongewenste voorvallen

NPR-ISO/TS 19218-
1:2011/A1:2013 en

Medische hulpmiddelen - Hiérarchisch coderingsstructuur
voor schadelijke doeleinden - Deel 1: Doeltype codering

NPR-I1SO/TS 19218-1:2011 en

Medische hulpmiddelen - Hiérarchisch coderingsstructuur
voor schadelijke doeleinden - Deel 1: Doeltype codering

NPR-1SO/TS 19218-2:2012 en

Medische hulpmiddelen- Hiérarchische
coderingsstructuur voor schadelijke doeleinden - deel 2:
Evaluatiecodes

NEN-EN-1SO 22000:2005 en

Voedselveiligheid managementsystemen - Eisen aan een
organisatie in de voedselketen

NEN-EN-1SO 22000:2005 nl

Voedselveiligheid managementsystemen - Eisen aan een
organisatie in de voedselketen

NEN-EN-1SO 22870:2006 en

Point-of-care testen (POCT) - Eisen voor kwaliteit en
geschiktheid

NPR-CEN-1SO/TS 29001:2011 en

Aardolie-, petrochemie- en aardgasindustrie -
Sectorspecifieke systemen voor kwaliteitsmanagement -
Eisen voor toeleveranciers van producten en diensten

NEN-ISO/IEC 90003:2004 en

Software engineering - Guidelines for the application of
1SO 9001:2000 to computer software

NPR-1SO/IEC TR 90005:2008 en

Systems engineering - Guidelines for the application of
ISO 9001 to system life cycle processes

NTA 8058:2010 nl

Eisen aan de aanbestedingspraktijk van aanbestedende
diensten en het uitvoeren van aanbestedingsaudits

NTA 8120:2009 nl

NPR-CEN/TR 15449:2011 en

Assetmanagement - Eisen aan een veiligheids-,
kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het

07.040 - Sterrenkunde. Landmeetku

elektriciteits- en gasnetbeheer

nde. Geografie

Geographic information - Standards, specifications,
technical reports and guidelines, required to implement
Spatial Data Infrastructures

NPR-CEN/TR 15449-1:2012 en

Geographic information - Spatial data infrastructures -
Part 1: Reference model

NPR-CEN/TR 15449-2:2012 en

Geographic information - Spatial data infrastructures -
Part 2: Best practices

NPR-CEN/TR 15449-3:2012 en

Geographic information - Spatial data infrastructures -
Part 3: Data centric view

NEN-EN-1SO 19146:2010 en

Geographic information - Cross-domain vocabularies

NEN-EN-1SO 19148:2012 en

Geographic information - Linear referencing
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Titel

13.020.01 - Milieu en milieubescherming, algemeen
NPR-CEN/TR 16045:2010 en

Bouwproducten - Beoordeling van de afgifte van
gevaarlijke stoffen - Gehalte aan geclassificeerde
gevaarlijke stoffen - Selectie van analysemethoden

CLC/TR 62125:2008 en

Milieuverklaring van toepassing voor IEC TC 20 -
Elektrische leidingen

NPR-1SO Guide 64:2008 en

Leidraad om aandacht te geven aan milieuaspecten in
productnormen

NEN-ISO 17422:2002 en

Kunststoffen - Milieuaspecten - Algemene richtlijnen voor
de opname in hormen

NEN 6603:2010 nl

Milieu en voedingsmiddelen - Eerstelijnscontrole met
controlekaarten voor chemische en microbiologische
analyses

NEN 7777+C1:2012 nl

Milieu en voedingsmiddelen - Prestatiekenmerken van
meetmethoden

NEN 7777+C1:2012 en

Milieu en voedingsmiddelen - Prestatiekenmerken van
meetmethoden

NEN 7777:2011/C1:2012 nl

Milieu en voedingsmiddelen - Prestatiekenmerken van
meetmethoden

NEN 7778:2003 nl

Milieu - Gelijkwaardigheid van meetmethoden

NEN 7779:2008 nl

Milieu - Meetonzekerheid

NTA 8888:2010 nl

CR 12968:1997 en

Bepaling van de doorlatendheidscoéfficiént na maximale
aantasting van zouten op bentoniethoudende
afdichtingen in IBC-werken

13.020.10 - Milieubeheer

Vergelijkingsdocument tussen EEG Richtlijn 1836/93 van
juni 1993 die de deelneming van bedrijven uit de
industriéle secor mogelijk maakt in een Gemeenschap
eco-management en audit schema en de 1SO 14000-
reeks

NPR-CEN/TR 16388:2012 en

Gasspecifiek Milieudocument - Leidraad voor opname
van criteria binnen de normen, die de milieuimpact van
gasinfrastructuur in de hele levenscyclus verminderen

NEN-EN-1SO 14001:2004 en

Milieumanagementsystemen - Eisen en richtlijnen voor
gebruik

NEN-EN-I1SO 14001:2004 nl

Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor
gebruik

NEN-EN-1SO 14001:2004/C1:2009
en

Milieumanagementsystemen - Eisen en richtlijnen voor
gebruik

NEN-EN-1SO 14004:2010 en

Milieumanagementsystemen - Algemene richtlijnen voor
de principes, systemen en ondersteunende technieken

NEN-EN-1SO 14004:2010 nl

Milieumanagementsystemen - Algemene richtlijnen voor
de principes, systemen en ondersteunende technieken

NEN-EN-1SO 14006:2011 en

Milieumanagementsystemen - Richtlijnen voor het
opnemen van ecodesign

NEN-EN-1SO 14015:2010 en

Milieumanagementsystemen - Milieubeoordeling van
locaties en organisaties (EASO)
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NEN-EN-1SO 14031:1999 en

Milieumanagement - Bepaling van milieuprestaties -
Leidraad

NPR-ISO/TR 14032:2002 en

Milieuzorg - Voorbeelden van evaluatie van
milieuprestaties (EPE)

NEN-EN-1SO 14040:2006 en

Milieumanagement - Levenscyclusanalyse - Principes en
raamwerk

NEN-EN-1SO 14044:2006 en

Milieumanagement - Levenscyclusanalyse - Eisen en
richtlijnen

NEN-EN-1SO 14045:2012 en

Milieumanagement - Beoordeling van de eco-efficiéntie
van productsystemen - Principes, eisen en richtlijnen

NPR-ISO/TR 14047:2012 en

Milieumanagement - Levenscyclusanalyse - lllustratieve
voorbeelden van de toepassing van ISO 14044 voor
effectanalyse

NPR-ISO/TR 14049:2012 en

Milieumanagement - Levenscyclusanalyse - lllustratieve
voorbeelden van de toepassing van 1SO 14044 voor
vaststelling van het doel en de reikwijdte en de
inventarisatie-analyse

NEN-EN-1SO 14050:2010 en

Milieumanagement - Verklarende woordenlijst

NEN-EN-I1SO 14051:2011 en

Milieumanagementsystemen - Kostentoerekening van
materiaalstromen - Algemeen raamwerk

NPR-1SO/TR 14062:2002 en

Milieumanagement - Integratie van milieu-aspecten in
ontwerp en ontwikkeling van producten

NEN-EN-1SO 14063:2010 en

Milieumanagementsystemen - Milieucommunicatie -
Richtlijnen en voorbeelden

NEN-EN-1SO 19011:2011 en

Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van
managementsystemen

NEN-EN-I1SO 19011:2011 nl

13.020.50 - Milieukeur
NEN-EN-1SO 14020:2001 en

Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van
managementsystemen

Milieu-etiketteringen en -verklaringen - Algemene
principes

NEN-EN-1SO 14021:2001 en

Milieu-etiketteringen en -verklaringen - Zelfvastgestelde
milieu-uitspraken (Type Il milieu-etikettering)

NEN-EN-I1SO 14021:2001/A1:2012
en

Milieu-etiketteringen en -verklaringen - Zelfvastgestelde
milieu-uitspraken (Type Il milieu-etikettering)

NEN-EN-1SO 14024:2000 en

Milieu-etiketteringen en -verklaringen - Type | milieu-
etikettering - Principes en procedures

NEN-EN-1SO 14025:2010 en

13.030.01 - Afvalstoffen, algemeen
NEN-EN 12920:2006+A1:2008 en

Milieu-etiketteringen en -verklaringen - Type 111
milieuverklaringen - Principes en procedures

Karakterisering van afval - Methodologie voor de
bepaling van het uitlooggedrag van afval onder
gespecificeerde omstandigheden

NEN-EN 12940:2004 en

Afval bij de productie van schoeisel - Afvalclassificatie en
-management

NEN-EN 13193:2000 en

Verpakking - Verpakking en milieu - Terminologie
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NEN-EN 13965-1:2004-12 en;fr;de

Karakterisering van afval - Terminologie - Deel 1:
Materiaal gerelateerde termen en definities

NEN-EN 13965-2:2010 en;de;fr

Karakterisering van afval - Terminologie - Deel 2:
Management gerelateerde termen en definities

NEN-EN 14039:2004 en

Karakterisering van afval - Bepaling van het gehalte aan
minerale olie van C10 tot C40 door gaschromatografie

NEN-EN 14345:2004 en

Karakterisering van afval - Bepaling van het gehalte aan
minerale olie door gravimetrie

NEN-EN 14346:2007 en

Karakterisering van afval - Berekening van het droge-
stofgehalte door bepaling van de droogrest of het
watergehalte

CEN/TS 14405:2004 en

Karakterisering van afval - Uitloogproef ter
karakterisering - Opwaartse kolomproef (onder
specifieke conditie)

NEN-EN 14735:2005/C1:2006 en

Karakterisering van afval - Voorbehandeling van
afvalmonsters voor ecotoxicologische beproevingen

NEN-EN 14735:2005 en

Karakterisering van afval - Voorbehandeling van
afvalmonsters voor ecotoxicologische beproevingen

NEN-EN 14803:2006 en

Identificatie en/of hoeveelheidsbepaling van afval

NEN-EN 14899:2005 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval -
Raamwerk voor het opstellen en de toepassing van een
monsternemingsplan

NPR-CEN/TS 14997:2007 en

Karakterisering van afval - Uitloogproef ter
karakterisering - Invloed van pH op de uitloging met
continue pH sturing

NEN-EN 15002:2006 en

Karakterisering van afval - Bereiding van analyseporties
uit het laboratoriummonster

CEN/TR 15018:2005 en

Karakterisering van afval - Ontsluiting van afvalstoffen
door alkali-smelttechniek

NEN-EN 15527:2008 en

Karakterisering van afval - Bepaling van polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK) in afval met
gaschromatografie en massaspectrometrie (GC/MS)

CEN/TS 15862:2012 en

Karakterising van afval - Verkorte uitloogproef - Eén-
staps-proef voor monolitische materialen bij een vaste
vloeistof tot oppervlakte verhouding (L/A) voor
proefstukken met vastgestelde minimale afmetingen

CEN/TS 15863:2012 en

Karakterisering van afval - Uitloogproef voor
basiskarakterisering - Dynamische uitloogproef met
periodieke vernieuwing van uitloogvloeistof, onder
vastgestelde testomstandigheden

CEN/TS 15864:2012 en

Karakterisering van afval - Uitloogproef voor
basiskarakterisering - Dynamische uitloogproef met
continue verversing van uitloogvloeistof, onder
omstandigheden die relevant zijn voor de aangegeven
scenario's

NEN-EN 15933:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
de pH waarde

NEN-EN 15934:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval -
Berekening van het droge stofgehalte door de bepaling
van de droogrest of het watergehalte
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NEN-EN 15935:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval -
Bepaling van het gloeiverlies

NEN-EN 15936:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval -
Bepaling van de totale organische koolstof (TOC) door
droge verbranding

NPR-CEN/TR 16110:2010 en

Karakterisering van afval - Richtlijnen voor het gebruik
van ecotoxicologische beproevingen toegepast op afval

NEN-EN 16166:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van
adsorbeerbare organisch gebonden halogenen (AOX)

NEN-EN 16167:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van
polychloorbifenylen (PCB'S) door gaschromatografie met
massaselectieve detectie (GC-MS) en gaschromatografie
met elektronenvangstdetectie (GC-ECD)

NEN-EN 16168:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
stikstof met droge verbrandingsmethode

NEN-EN 16169:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van het
gehalte aan Kjeldahl-stikstof

CEN/TS 16170:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
elementen met inductief gekoppeld plasma en optische
emissiespectrometrie (ICP-OES)

CEN/TS 16171:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
elementen met inductief gekoppeld plasma en
massaspectrometrie (ICP-MS)

CEN/TS 16172:2013 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
elementen in koningswater- en salpeterzuurdestruaten -
Grafietoven atomaire absorptiespectrometrie (GFAAS)

NEN-EN 16173:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Ontsluiting van in
salpeterzuur oplosbare fracties van elementen

NEN-EN 16174:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Ontsluiting van
fracties van in koningswater oplosbare elementen

CEN/TS 16175-1:2013 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
het gehalte aan kwik na ontsluiting met koningswater of
salpeterzuur - Deel 1: Koude damp atomaire
absorptiespectrometrie (CVAAS)

CEN/TS 16175-2:2013 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van het
gehalte aan kwik - Deel 2: Koude damp
fluorescentiespectrometrie (CVAFS)

NPR-CEN/TR 16176:2011 en

Karakterisering van afval - Screeningsmethoden voor de
bepaling van de samenstelling van elementen met
réntgenfluorescentie voor verificatie ter plaatse

CEN/TS 16177:2012 en

Slib, behandeld bioafval en grond - Extractie voor de
bepaling van het extraheerbare ammoniak, nitraat en
nitriet

CEN/TS 16178:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van
farmaceutische producten

NEN-EN 16179:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Richtlijn voor
monstervoorbehandeling
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CEN/TS 16182:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van
nonylfenolen (NP) en nonylfenol-mono- en diethoxylaten
met behulp van gaschromatografie met massa selectieve
detectie (GC-MS)

CEN/TS 16183:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van
geselecteerde ftalaten met behulp van capillaire
gaschromatografie met massaspectrometrische detectie
(GC-MS)

CEN/TS 16188:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van de
elementen na ontsluiting in koningswater en
salpeterzuur - Atomaire-absorptiespectrometrie
vlamtechniekmethode (FAAS)

CEN/TS 16189:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van
lineaire alkylbenzeensulfonaten (LAS) door hoge-
prestatie vloeistofchromatografie (HPLC) met
fluorescentie detectie (FLD) of massa selectieve detectie
(MS)

CEN/TS 16190:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van
dioxinen en furanen en dioxineachtige
polychloorbifenylen met behulp van gaschromatografie
met hoge resolutie massa selectieve detectie (HR GC-
MS)

CEN/TR 16363:2012 en

Karakterisering van afval - Kinetische testen voor de
beoordeling van verzurings potentieel van sulfide
houdend afval uit winningsindustrieén

CEN/TR 16376:2012 en

Karakterisering van afval - Algemene leidraad voor de
karakterisering van afval uit winningsindustrieén

NVN 5860:1999 nl

Afvalstoffen - Bemonstering van afval

NEN 5861:1999 nl

Milieu - Procedures voor de monsteroverdracht

NPR 5862:2003 nl

Afvalstoffen - Praktijkrichtlijn voor vooronderzoek bij
onderzoek van onbeheerde afvalstoffen

NVN 5870:1998 nl

Afvalstoffen - Analyse van afvalstoffen -
Monstervoorbehandeling voor de bepaling van het
gehalte aan organische en anorganische parameters

NEN 5878:2006 nl

Milieu - Onderzoek van fysische en chemische
parameters in onbekende vaste en vloeibare
monstermatrices

NEN 5880:2006 nl

Afval en afvalverwijdering - Algemene termen en
definities

NEN 6952:2005 nl

Vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en
afvalstoffen - Koepelnorm voor de bepaling van
geselecteerde elementen in vaste grond-, steenachtige
bouwmaterialen, afvalstoffen en eluaten

NEN 6964:2005 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in
water,eluaten en destruaten - Atomaire
absorptiespectrometrie met grafietoventechniek

NEN 6964:2005/C1:2006 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in
water,eluaten en destruaten - Atomaire
absorptiespectrometrie met grafietoventechniek
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NEN 6965:2005/C1:2006 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire bsorptiespectrometrie
met vlamtechniek

NEN 6965:2005 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire-absorptiespectrometrie
met vlamtechniek

NEN 6966:2005 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire emissiespectrometrie
met inductief gekoppeld plasma

NEN 6966:2005/C1:2006 nl

13.030.10 - Vaste afvalstoffen
NEN-EN 12457-1:2002 en

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire-emissie-spectrometrie
met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES)

Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte
uitloogproef van korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel
1: Eén-fase-partijkeuring bij een vloeistof tot vaste stof
verhouding van 2 I/kg voor materialen met een hoog
gehalte aan vaste stoffen en met deeltjesgrootte
beneden 4 mm (zonder of met groottereductie)

NEN-EN 12457-2:2002 en

Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte
uitloogproef van korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel
2: Eén-fase-partijkeuring bij een vloeistof tot vaste stof
verhouding van 10 I/kg voor materialen met
deeltjesgrootte beneden 4 mm (zonder of met
groottereductie)

NEN-EN 12457-3:2002 en

Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte
uitloogproef van korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel
3: Twee-fase-partijkeuring bij een vloeistof tot vaste stof
verhouding van 2 | en 8 I/kg voor materialen met een
hoog gehalte aan vaste stof en met deeltjesgrootte
beneden 4 mm (zonder of met groottereductie)

NEN-EN 12457-4:2002 en

Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte
uitloogproef van korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel
4: Eén-fase-partijkeuring bij een vloeistof tot vaste stof
verhouding van 10 I/kg voor materialen met
deeltjesgrootte beneden 10 mm (zonder of met
groottereductie)

NEN-EN 13137:2001 en

Karakterisering van afval - Bepaling van het gehalte aan
totaal organisch koolstof (TOC) in afval, slib en sediment

NEN-EN 13656:2002 en

Karakterisering van afval - Microgolfontsluiting met
waterstoffluoride (HF), salpeterzuur (HNO3 en zoutzuur
(HCl)mengsels voor de bepaling van elementen in afval

NEN-EN 13657:2002 en

Karakterisering van afval - Ontsluiting voor de bepaling
van in koningswater oplosbare elementen

NPR-CEN/TS 14429:2005 en

Karakterisering van afval - Uitloogproef ter
karakterisering - Invloed van pH op uitloging d.m.v.
initiéle toevoeging van zuur/base

NPR-CEN/TR 14589:2003 en

Karakterisering van afval - Stand van zaken - Chroom VI
specificatie in vaste matrices
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NEN-EN 14899:2005 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval -
Raamwerk voor het opstellen en de toepassing van een
monsternemingsplan

NEN-EN 15169:2007 en

Karakterisering van afval - Bepaling van het gloeiverlies
in afval, slib en sediment

NEN-EN 15192:2006 en

Karakterisering van afval en bodem - Bepaling van
Chroom(VI) in vaste materialen door alkalische
ontsluiting en ion chromatografie met
spectrofotometrische detectie

NEN-EN 15308:2008 en

Karakterisering van afval - Bepaling van geselecteerde
polychloorbifenylen (PCB) in vast afval door gebruik van
capillaire gaschromatografie met elektronen-
invangdetectie of massaspectrometrische detectie

NEN-EN 15309:2007 en

Karakterisering van afval en bodem - Bepaling van de
samenstelling van elementen met réntgenfluorescentie

CEN/TR 15310-1:2006 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval -
Deel 1: Leidraad voor het selectie en het toepassen van
eisen voor het monsternemen onder verschillende
omstandigheden

CEN/TR 15310-2:2006 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval -
Deel 2: Leidraad voor de toepassing van
monsternemingstechnieken

CEN/TR 15310-3:2006 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval -
Deel 3: Leidraad voor procedures voor deelsteekproeven
bij veldmetingen

CEN/TR 15310-4:2006 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval -
Deel 4: Leidraad voor procedures voor het verpakkens,
opslag, conservering, vervoer en aflevering van
monsters

CEN/TR 15310-5:2006 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval -
Deel 5: Leidraad voor het proces van het bepalen van
een monsternemingsplan

NEN-EN 15527:2008 en

Karakterisering van afval - Bepaling van polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK) in afval met
gaschromatografie en massaspectrometrie (GC/MS)

CEN/TS 15862:2012 en

Karakterising van afval - Verkorte uitloogproef - Eén-
staps-proef voor monolitische materialen bij een vaste
vloeistof tot oppervlakte verhouding (L/A) voor
proefstukken met vastgestelde minimale afmetingen

CEN/TS 15863:2012 en

Karakterisering van afval - Uitloogproef voor
basiskarakterisering - Dynamische uitloogproef met
periodieke vernieuwing van uitloogvloeistof, onder
vastgestelde testomstandigheden

CEN/TS 15864:2012 en

Karakterisering van afval - Uitloogproef voor
basiskarakterisering - Dynamische uitloogproef met
continue verversing van uitloogvloeistof, onder
omstandigheden die relevant zijn voor de aangegeven
scenario's

NEN-EN 15875:2011 en

Karakterisering van afval - Statische beproeving voor de
bepaling van de potentiéle verzuring van sulfide
houdend afval
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NEN-EN 15875:2011/C1:2012 en

Karakterisering van afval - Statische beproeving voor de
bepaling van de potentiéle verzuring van sulfide
houdend afval

NPR-CEN/TR 16130:2011 en

Karakterisering van afval - Controle ter plaatse

NPR-CEN/TR 16184:2011 en

Karakterisering van afval - Overzicht van de stand der
techniek - Analyse van eluaten

NPR-CEN/TS 16229:2011 en

Karakterisering van afval - Monsterneming en analyse
van met zwak zuur afscheidbaar cyanide geloosd in
afvalbassins

CEN/TR 16365:2012 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval uit
winningsindustrieén

NEN-EN-1SO 23161:2011 en

Bodem - Bepaling van geselecteerde
organotinverbindingen - Gaschromatografische methode

NPR 5862:2003 nl

Afvalstoffen - Praktijkrichtlijn voor vooronderzoek bij
onderzoek van onbeheerde afvalstoffen

NEN 5884:2008 nl

Afval en afvalverwijdering - Termen en definities voor
bouw- en sloopafval

NEN 6963:2005 nl

Mileu - Ontsluiting met salpeterzuur, waterstoffluoride
en perchloorzuur voor de bepaling van geselecteerde
elementen in vaste stoffen

NEN 6970:2008 nl

Koepelnorm voor de bepaling van organische
componenten in grond, waterbodem en bouwstof
(grond)

NEN 6970:2008/A1:2012 nl

Koepelnorm voor de bepaling van organische
componenten in grond, waterbodem en bouwstof
(grond)

NEN 6971:2008/C1:2010 nl

Bodem - Acetonextractie voor de bepaling van
organische componenten

NEN 6971:2008+C1:2010 nl

Bodem - Acetonextractie voor de bepaling van
organische componenten

NEN 6972:2008/A1:2012 nl

Bodem - Aceton/petroleumetherextractie voor de
bepaling van organische componenten

NEN 6972:2008 nl

Bodem - Aceton/petroleumetherextractie voor de
bepaling van organische componenten

NEN 6973:2008 nl

Bodem - Methanolextractie voor de bepaling van
organische componenten

NEN 6974:2008+C1:2010 nl

Bodem - Zuivering met aluminiumoxide voor de bepaling
van organische componenten

NEN 6974:2008/C1:2010 nl

Bodem - Zuivering met aluminiumoxide voor de bepaling
van organische componenten

NEN 6975:2008/A1:2012 nl

Bodem - Zuivering met Florisil voor de bepaling van
organische componenten

NEN 6975:2008 nl

Bodem - Zuivering met Florisil voor de bepaling van
organische componenten

NEN 6976:2008 nl

Bodem - Zuivering met vastefase-extractie voor de
bepaling van organische componenten

NEN 6977:2008/C1:2010 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) met
hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC)
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NEN 6977:2008+C1:2010 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) met
hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC)

NEN 6978:2008 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
minerale olie met gaschromatografie

NEN 6978:2008/A1:2012 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
minerale olie met gaschromatografie

NEN 6979:2008 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX)

NEN 6980:2008+C1:2010 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB),
polychloorbifenylen (PCB) en matig-viuchtige
chloorbenzenen met gaschromatografie

NEN 6980:2008+C1:2010/C2:2011
nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB),
polychloorbifenylen (PCB) en matig-viuchtige
chloorbenzenen met gaschromatografie

NEN 6980:2008+C1:2010+C2:2011
nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB),
polychloorbifenylen (PCB) en matig-viuchtige
chloorbenzenen met gaschromatografie

NEN 6980:2008/C1:2010 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB),
polychloorbifenylen (PCB) en matig-vluchtige
chloorbenzenen met gaschromatografie

NEN 6981:2008 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
vluchtige aromatische koolwaterstoffen (VAK) en
vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen met
gaschromatografie

NEN 7300:1997 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming -
Algemene aanwijzingen

NEN 7300:1997 en

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming -
Algemene aanwijzingen

NVN 7301:1997 en

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming -
Monsterneming van korrelvormige materialen uit
materiaalstromen

NVN 7301:1997 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming -
Monsterneming van korrelvormige materialen uit
materiaalstromen

NVN 7302:1997 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming -
Monsterneming van korrelvormige materialen uit
statische partijen

NVN 7302:1998 en

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming -
Monsterneming van korrelvormige materialen uit
statische partijen
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NVN 7303:1998 en

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming -
Monsterneming van vormgegeven en monolitische
materialen

NVN 7303:1998 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming -
Monsterneming van vormgegeven en monolitische
materialen

NEN 7310:1995 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen -
Monstervoorbehandeling - Algemene aanwijzingen

NVN 7311:1995 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen -
Monstervoorbehandeling - Monsteropslag en -
conservering

NVN 7312:1995 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen -
Monstervoorbehandeling - Monstervoorbehandeling voor
de bepaling van het uitlooggedrag en het gehalte van
anorganische componenten

NVN 7313:1995 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen -
Monstervoorbehandeling - Monstervoorbehandeling voor
de bepaling van het uitlooggedrag en het gehalte van
organische componenten

NEN 7320:1997 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Bepaling van het
gehalte van anorganische componenten - Algemene
aanwijzingen

NVN 7323:1997 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Bepaling van het
gehalte van anorganische componenten - Bepaling van
het gehalte van arseen, antimoon en seleen met
atomaire-absorptiespectrometrie
(hydridegeneratietechniek)

NEN 7324:2001 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Bepaling van het
gehalte van anorganische componenten - Bepaling van
het gehalte van kwik met atomaire-
absorptiespectrometrie (koude-damptechniek)

NEN 7330:2001/C1:2007 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Bepaling van het
gehalte van organische componenten - Algemene
aanwijzingen

NEN 7330:2001 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Bepaling van het
gehalte van organische componenten - Algemene
aanwijzingen
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NEN 7331:2007 nl

Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van
de gehalten aan polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen,
ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische
methode met massaspectrometrische detectie

NEN 7331:2007 en

Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van
de gehalten aan polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen,
ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische
methode met massaspectrometrische detectie

NEN 7340:2000 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen -
Karakteriseringsproeven - Algemene aanwijzingen

NEN 7341:1995 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Uitloogproeven -
Bepaling van de beschikbaarheid voor uitloging van
anorganische componenten

NEN 7343:1995 en

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Uitloogproeven -
Bepaling van de uitloging van anorganische
componenten uit poeder- en korrelvormige materialen
met de kolomproef

NEN 7343:1995 nl

Uitloog karakteristieken van vaste grond- en
steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen -
Uitloogproeven - Bepaling van de uitloging van
anorganische componenten uit poeder- en korrelvormige
materialen met de kolomproef

NEN 7345:1995 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Uitloogproeven -
Bepaling van de uitloging van anorganische
componenten uit vormgegeven en monolitische
materialen met de diffusieproef

NEN 7347:2006 en

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Uitloogproeven -
Bepaling van de uitloging van anorganische
componenten uit gecompacteerde korrelvormige
materialen

NEN 7347:2006 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Uitloogproeven -
Bepaling van de uitloging van anorganische
componenten uit gecompacteerde korrelvormige
materialen

NEN 7348:2006 en

Uitloogkarakteristieken - Bepaling van het reducerend
karakter en het reducerend vermogen - Vaste grond en
steenachtige materialen

NEN 7348:2006 nl

Uitloogkarakteristieken - Bepaling van het reducerend
karakter en het reducerend vermogen - Vaste grond en
steenachtige materialen
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NVN 7350:1997 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Uitloogproeven -
Bepaling van de uitloging van PAK, PCB en EOX uit
poeder- en korrelvormige materialen met de
cascadeproef

NEN 7360:1997 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Termen en definities

NEN 7370:2005 nl

Karakteriseringsproeven - Algemene aanwijzingen -
Vaste grond- en steenachtige materialen

NEN 7371:2004 nl

Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de
beschikbaarheid voor uitloging van anorganische
componenten - Vaste grond- en steenachtige materialen

NEN 7373:2004 nl

Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de uitloging van
anorganische componenten uit poeder- en korrelvormige
materialen met een kolomproef - Vaste grond- en
steenachtige materialen

NEN 7374:2004 nl

Uitloogkarakteristieken - Kolomproef voor de bepaling
van uitloging van PAK, PCB, OCB en EOX, fenol en
cresolen uit poeder- en korrelvormige materialen - Vaste
grond- en steenachtige materialen

NEN 7375:2004 nl

Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de uitloging van
anorganische componenten uit vormgegeven en
monolitische materialen met een diffusieproef - Vaste
grond- en steenachtige materialen

NVN 7376:2004 nl

Uitloogkarakteristieken - Diffusieproef voor de bepaling
van de uitloging van PAK, PCB, OCB en EOX, fenol en
cresolen uit vormgegeven en monolitische materialen -
Vaste grond- en steenachtige materialen

NEN 7383:2004 nl

Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de cumulatieve
uitloging van anorganische componenten uit poeder- en
korrelvormige materialen met een vereenvoudigde
procedure voor de kolomproef - Vaste grond- en
steenachtige materialen

NVN 7384:2006 nl

Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de cumulatieve
uitloging van anorganische componenten uit poeder- en
korrelvormige materialen onder anaérobe
omstandigheden, met een vereenvoudigde procedure
voor de kolomproef - Vaste grond- en steenachtige
materialen

NVN 7391:2013 nl

13.030.20 - Vloeibare afvalstoffen. S
NEN-EN 12176:1998 en

Bepaling van potentieel en actueel in water oplosbare
koolstof - Vaste grond- en steenachtige materialen en
afvalstoffen

lib

Karakterisering van slib - Bepaling van de pH-waarde

NEN-EN 12457-1:2002 en

Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte
uitloogproef van korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel
1: Eén-fase-partijkeuring bij een vloeistof tot vaste stof
verhouding van 2 I/kg voor materialen met een hoog
gehalte aan vaste stoffen en met deeltjesgrootte
beneden 4 mm (zonder of met groottereductie)
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NEN-EN 12457-2:2002 en

Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte
uitloogproef van korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel
2: Eén-fase-partijkeuring bij een vloeistof tot vaste stof
verhouding van 10 I/kg voor materialen met
deeltjesgrootte beneden 4 mm (zonder of met
groottereductie)

NEN-EN 12457-3:2002 en

Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte
uitloogproef van korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel
3: Twee-fase-partijkeuring bij een vloeistof tot vaste stof
verhouding van 2 | en 8 I/kg voor materialen met een
hoog gehalte aan vaste stof en met deeltjesgrootte
beneden 4 mm (zonder of met groottereductie)

NEN-EN 12457-4:2002 en

Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte
uitloogproef van korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel
4: Eén-fase-partijkeuring bij een vloeistof tot vaste stof
verhouding van 10 I/kg voor materialen met
deeltjesgrootte beneden 10 mm (zonder of met
groottereductie)

NEN-EN 12832:1999 en;fr;de

Karakterisering van slib - Gebruik en verwijdering van
slib - Woordenlijst

NEN-EN 12879:2001 en

Karakterisering van slib - Bepaling van de gloeirest

NEN-EN 12880:2001 en

Karakterisering van slib - Bepaling van het droge-
stofgehalte en het watergehalte

CEN/TR 13097:2010 en

Karakterisering van slib - Omgaan met slib bij gebruik in
landbouw

NEN-EN 13137:2001 en

Karakterisering van afval - Bepaling van het gehalte aan
totaal organisch koolstof (TOC) in afval, slib en sediment

NEN-EN 13342:2000 en

Karakterisering van slib - Bepaling van het
stikstofgehalte met de Kjeldahl methode

NEN-EN 13346:2000 en

Karakterisering van slib - Bepaling van spoorelementen
en fosfor - Koningswaterextractiemethoden

NEN-EN 13656:2002 en

Karakterisering van afval - Microgolfontsluiting met
waterstoffluoride (HF), salpeterzuur (HNO3 en zoutzuur
(HCl)mengsels voor de bepaling van elementen in afval

NEN-EN 13657:2002 en

Karakterisering van afval - Ontsluiting voor de bepaling
van in koningswater oplosbare elementen

CEN/TR 13767:2004 en

Karakterisering van slib - Goed vakmanschap voor de
verbranding van slib met en zonder vet en gruis

CEN/TR 13768:2004 en

Karakterisering van slib - Goed vakmanschap voor de
gecombineerde verbranding van slib en huishoudelijk
afval

CR 13846:2000 en

Aanbevelingen voor de verduurzaming en uitbreiding
van slibtoepassing en slibverwijdering

CEN/TR 13983:2005 en

Karakterisering van slib - Leidraad voor toepassing van
slib bij de ontginning van land

NEN-EN 14671:2006 en

Karakterisering van slib - Voorbehandeling voor de
bepaling van ammoniakstikstof met gebruik van 2 mol/I
kaliumchloride

NEN-EN 14672:2005 en

Karakterisering van slib - Bepaling van het totale gehalte
aan fosfor
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NEN-EN 14701-1:2006 en

Karakterisering van slib - Filtratie-eigenschappen - Deel
1: Capillair zuigtijd (CST)

NEN-EN 14701-2:2006 en

Karakterisering van slib - Filtratie-eigenschappen - Deel
2: Bepaling van de specifieke weerstand tegen filtratie

NEN-EN 14701-3:2006 en

Karakterisering van slib - Filtratie-eigenschappen - Deel
3: Bepaling van de compressibiliteit

NEN-EN 14701-4:2010 en

Karakterisering van slib - Filtratie-eigenschappen - Deel
4: Bepaling van de ontwatering voor vlokkerige slib

NEN-EN 14702-1:2006 en

Karakterisering van slib - Bezinkingseigenschappen -
Deel 1: Bepaling van de bezinkbaarheid ( Bepaling van
de proportie van slibvolume en slibvolume index)

NEN-EN 14702-2:2006 en

Karakterisering van slib - Bezinkingseigenschappen -
Deel 2: Bepaling van de indikking

CEN/TR 14742:2006 en

Karakterisering van slib - Chemische laboratorium
conditioneringsprocedure

CEN/TR 15126:2005 en

Karakterisering van slib - Leidraad bij het storten van slib
en residuen van zuiveringsinstallaties

NEN-EN 15169:2007 en

Karakterisering van afval - Bepaling van het gloeiverlies
in afval, slib en sediment

NEN-EN 15170:2008 en

Karakterisering van slib - Bepaling van de
verbrandingswaarde

NPR-CEN/TR 15175:2006 en

Karakterisering van slib - Protocol voor het uitvoeren van
interlaboratoriumonderzoek van methoden voor
chemische, microbiologische en fysische analyse van slib

NPR-CEN/TR 15214-1:2006 en

Karakterisering van slib - Detectie en telling van
Escherichia coli in slib, grond, bodemverbeterende
middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 1:
Membraanfiltratiemethode voor telling

NPR-CEN/TR 15214-2:2006 en

Karakterisering van slib - Detectie en telling van
Escherichia coli in slib, grond, bodemverbeterende
middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 2:
Geminiaturiseerde methode (meest waarschijnlijke
aantal) door enting in een vloeibaar medium

NPR-CEN/TR 15214-3:2006 en

Karakterisering van slib - Detectie en telling van
Escherichia coli in slib, grond, bodemverbeterende
middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 3:
Macromethode (meest waarschijnlijke aantal) in een
vloeibaar medium

CEN/TR 15215-1:2006 en

Karakterisering van slib - Detectie en telling van
Salmonella spp. in slib, grond, bodemverbeterende
middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 1:
Membraanfiltratiemethode voor kwantitatieve
resuscitatie van subletaal beschadigde bacterién (om de
doeltreffendheid van behandelingsmethoden te staven in
logaritmische afneming)
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CEN/TR 15215-2:2006 en

Karakterisering van slib - Detectie en telling van
Salmonella spp. in slib, grond, bodemverbeterende
middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 2: Vloeibare
-ophopingsmethode in een seleniet-cystine medium
gevolgd door Rappaport-Vassiliadis voor semi-
kwantitatieve bepaling van het meest waarschijnlijke
aantal (MPN)

CEN/TR 15215-3:2006 en

Karakterisering van slib - Detectie en telling van
Salmonella spp. in slib, grond, bodemverbeterende
middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 3:
Aanwezig/afwezig-methode door vloeistofophoping in
een pepton-novobiocine medium gevolgd door
Rappaport-Vassiliadis

NEN-EN 15216:2007 en

Karakterisering van afval - Bepaling van het gehalte aan
totaal opgeloste stof (TDS) in water en eluaten

CEN/TR 15252:2006 en

Karakterisering van slib - Protocol voor het valideren van
methoden voor fysische eigenschappen van slib

NEN-EN 15308:2008 en

Karakterisering van afval - Bepaling van geselecteerde
polychloorbifenylen (PCB) in vast afval door gebruik van
capillaire gaschromatografie met elektronen-
invangdetectie of massaspectrometrische detectie

CEN/TR 15310-1:2006 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval -
Deel 1: Leidraad voor het selectie en het toepassen van
eisen voor het monsternemen onder verschillende
omstandigheden

CEN/TR 15310-2:2006 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval -
Deel 2: Leidraad voor de toepassing van
monsternemingstechnieken

CEN/TR 15310-3:2006 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval -
Deel 3: Leidraad voor procedures voor deelsteekproeven
bij veldmetingen

CEN/TR 15310-4:2006 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval -
Deel 4: Leidraad voor procedures voor het verpakkens,
opslag, conservering, vervoer en aflevering van
monsters

CEN/TR 15310-5:2006 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval -
Deel 5: Leidraad voor het proces van het bepalen van
een monsternemingsplan

CEN/TR 15463:2007 en

Karakterisering van slib - Fysische consistentie -
Thixotropisch gedrag en stapelgedrag

CEN/TR 15473:2007 en

Karakterisering van slib - Leidraad voor droging van slib

CEN/TR 15809:2008 en

Karakterisering van slib - Hygiénische aspecten -
Behandelingen

NEN-EN 15933:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
de pH waarde

NEN-EN 15934:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval -
Berekening van het droge stofgehalte door de bepaling
van de droogrest of het watergehalte

NEN-EN 15935:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval -
Bepaling van het gloeiverlies
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NEN-EN 15936:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval -
Bepaling van de totale organische koolstof (TOC) door
droge verbranding

NEN-EN 16168:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
stikstof met droge verbrandingsmethode

NEN-EN 16169:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van het
gehalte aan Kjeldahl-stikstof

CEN/TS 16171:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
elementen met inductief gekoppeld plasma en
massaspectrometrie (ICP-MS)

NEN-EN 16173:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Ontsluiting van in
salpeterzuur oplosbare fracties van elementen

NEN-EN 16174:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Ontsluiting van
fracties van in koningswater oplosbare elementen

NEN-EN 16179:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Richtlijn voor
monstervoorbehandeling

NPR-CEN/TS 16229:2011 en

Karakterisering van afval - Monsterneming en analyse
van met zwak zuur afscheidbaar cyanide geloosd in
afvalbassins

NEN-EN-1SO 5667-13:2011 en

Water - Monsterneming - Deel 13: Richtlijn voor de
monsterneming van slib van riolerings- en
afvalwaterbehandelingsinstallaties

NEN-EN-1SO 9887:1994 en

Water - Bepaling van de aérobe bio-afbreekbaarheid van
organische componenten in een waterig medium -
Methode met semicontinu geactiveerde slib (SCAS)

NVN 1225:2004 en

Drinkwater - Bepaling van de biomassaproductiepotentie
(BPP) van kunststof materialen, metalen en coatings in
contact met (leiding)water

NPR 5862:2003 nl

Afvalstoffen - Praktijkrichtlijn voor vooronderzoek bij
onderzoek van onbeheerde afvalstoffen

NEN 6464:1981 nl

Water - Monstervoorbehandeling van slib of slibhoudend
water voor de bepaling van elementen van atomaire-
absorptiespectrometrie - Ontsluiting met salpeterzuur en
zwavelzuur

NEN 6499:2010 nl

Milieu - Koepelnorm voor de bepaling van het gehalte
aan opgeloste en onopgeloste stoffen en droge stof en
de gloeiresten daarvan

NEN 6621:1988 nl

Afvalwater en slib - Bepaling van het gehalte aan
onopgeloste bestanddelen en de gloeirest daarvan -
Gravimetrische methode

NEN 6621:1988/C1:1992 nl

Afvalwater en slib - Bepaling van het gehalte aan
onopgeloste bestanddelen en de gloeirest daarvan -
Gravimetrische methode

NEN 6622:1988 nl

Slib - Bepaling van de zandrest en de zeefrest -
Gravimetrische methode

NEN 6624:2003 nl

Slib - Bepaling van de slibvolume-index (s.v.i.)

NEN 6671:1994 nl

Afvalwater en slib - Gravimetrische bepaling van het
gehalte aan petroleumether extraheerbare olién en
vetten - Soxhlet extractie
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NEN 6671:1994/C1:2000 nl

Afvalwater en slib - Gravimetrische bepaling van het
gehalte aan petroleumether extraheerbare olién en
vetten - Soxhlet extractie

NEN 6682:1996 nl

Slib - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan
vluchtige (of lagere) vetzuren

NEN 6685:1983 nl

Slib - Bepaling van de specifieke filtratieweerstand bij
vaculumfiltratie

NEN 6686:1983 nl

Slib - Bepaling van de specifieke filtratieweerstand bij
drukfiltratie

NEN 6687:1983 nl

Slib - Bepaling van de compressibiliteitscoéfficiént bij
vacuumfiltratie

NEN 6688:1983 nl

Slib - Bepaling van de compressibiliteitscoéfficiént bij
drukfiltratie

NEN 6689:1983 nl
13.030.30 - Bijzondere afvalstoffen
NEN-EN 12258-4:2004 en;fr;de

Slib - Bepaling van de afzuigtijd bij vacuimfiltratie

Aluminium en aluminiumlegeringen - Termen en
definities - Deel 4:Restanten van de aluminiumindustrie

NEN-ISO 6851:2002 en

Fotografie - Afval van het ontwikkelen - Bepaling van het
totale gehalte aan amino stikstof (microdiffusie volgens
de Kjeldahl methode)

NEN-ISO 6853:2002 en

Fotografie - Afval van het ontwikkelen - Bepaling van het
gehalte aan ammoniakstikstof - Microdiffusiemethode

NEN-1SO 6962:2004 en

Kernenergie - Standaardmethode voor bepaling van de
langetermijnstabiliteit van materialen voor vaste
insluiting van hoog-radioactief afval ten opzichte van
alfastraling

NEN-1SO 7760:2002 en

Fotografie - Afval van het ontwikkelen - Bepaling van het
gehalte aan hydrochinon

NEN-ISO 7766:2005 en

Fotografie - Afval van het ontwikkelen - Analyse van
cyanide - Bepaling van het gehalte aan hexacyaanferriet
(I1) en hexacyaanferriet (I111) door spectrometrie

NEN 2990:2012 nl

Lucht - Eindcontrole na asbestverwijdering

NEN 2991:2005+C1:2012 nl

Lucht - Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of
constructies waarin asbesthoudende materialen zijn
verwerkt

NEN 2991:2005/C1:2012 nl

Lucht - Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of
constructies waarin asbesthoudende materialen zijn
verwerkt

NEN 5896:2003 nl

Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met
polarisatiemicroscopie

NEN 5897:2005/C1:2006 nl

Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt
bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat

NEN 5897:2005 nl

Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt
bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat

NEN 7331:2007 en

Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van
de gehalten aan polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen,
ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische
methode met massaspectrometrische detectie
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NEN 7331:2007 nl

Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van
de gehalten aan polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen,
ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische
methode met massaspectrometrische detectie

NEN 7555:2004 nl

Autodemontagetechnieken - Demontage van bumpers
uit autowrakken

NEN 7556:2004 nl

Autodemontagetechnieken - Demontage van
remvloeistof uit autowrakken

NEN 7557:2009 nl

NEN-EN 840-1:2012 en

Autodemontagetechnieken - Neutralisatie airbags en
gordelspanners uit autowrakken

13.030.40 - Installaties en apparatuur voor afvalverwijdering en -behandeling

Verrijdbare afvalcontainers - Deel 1: Containers met
twee wielen en een inhoud tot 400 | voor hefinrichtingen
met kamleging - Afmetingen en ontwerp

NEN-EN 840-2:2012 en

Verrijdbare afvalcontainers - Deel 2: Containers met vier
wielen en een inhoud tot 1300 | met platte deksel(s)
voor hefinrichtingen met arm- en/of kamleging -
Afmetingen en ontwerp

NEN-EN 840-3:2012 en

Verrijdbare afvalcontainers - Deel 3: Containers met vier
wielen en een inhoud tot 1300 | met bolle deksels, voor

hefinrichtingen met arm- en/of kamleging - Afmetingen

en ontwerp

NEN-EN 840-4:2012 en

Verrijdbare afvalcontainers - Deel 4: Containers met vier
wielen en een inhoud tot 1700 | met platte deksel(s)
voor hefinrichtingen met arm- of BG- en/of brede
kamleging - Afmetingen en ontwerp

NEN-EN 840-5:2012 en

Verrijdbare afvalcontainers - Deel 5: Prestatie-eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 840-6:2012 en

Verrijdbare afvalcontainers - Deel 6: Veiligheids- en
gezondheidseisen

NEN-EN 858-2:2003 en

Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen
(bijv. olie en benzine) - Deel 2: Bepaling van nominale
afmeting, installatie, functionering en onderhoud

NEN-EN 12574-1:2006 en

Stationaire afvalcontainers - Deel 1: Containers met een
inhoud tot 10000 | met viakke of bolle deksel(s), voor
hefinrichting en met arm-en/of kamleging - Afmetingen
en ontwerp

NEN-EN 12574-2:2006 en

Stationaire afvalcontainers - Deel 2: Prestatie-eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 12574-3:2006 en

Stationaire afvalcontainers - Deel 3: Veiligheids- en
gezondheidseisen

NEN-EN 13071-1:2008 en

Stationaire afvalcontainers met een inhoud tot 5000 |,
aan de bovenkant gehesen, onderlossend - Deel 1:
Algemene eisen

NEN-EN 13071-1:2008/C1:2010 en

Stationaire afvalcontainers met een inhoud tot 5000 I,
aan de bovenkant gehesen, onderlossend - Deel 1:
Algemene eisen
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NEN-EN 13071-2:2008 en

Stationaire afvalcontainers met een inhoud tot 5000 I,
aan de bovenkant gehesen, onderlossend - Deel 2:
Aanvullende eisen voor ondergrondse of gedeeltelijk
ondergrondse systemen

NEN-EN 13071-2:2008/C1:2010 en

Stationaire afvalcontainers met een inhoud tot 5000 I,
aan de bovenkant gehesen, onderlossend - Deel 2:
Aanvullende eisen voor ondergrondse of gedeeltelijk
ondergrondse systemen

NEN-EN 13071-3:2011 en

Stationaire afvalcontainers met een inhoud tot 5000 I,
aan de bovenkant gehesen, onderlossend - Deel 3:
Aanbevolen hijsvoorzieningen

NEN-EN 13592:2003+A1:2007 en

Kunststof zakken voor inzameling van huishoudelijk afval
- Typen, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN
13592:2003+A1:2007/C1:2008 en

Kunststof zakken voor inzameling van huishoudelijk afval
- Typen, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 13593:2003 en

Verpakking - Papieren zakken voor inzameling van
huishoudelijk afval - Typen, eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 13656:2002 en

Karakterisering van afval - Microgolfontsluiting met
waterstoffluoride (HF), salpeterzuur (HNO3 en zoutzuur
(HCI)mengsels voor de bepaling van elementen in afval

NEN-EN 13657:2002 en

Karakterisering van afval - Ontsluiting voor de bepaling
van in koningswater oplosbare elementen

CEN/TR 13768:2004 en

Karakterisering van slib - Goed vakmanschap voor de
gecombineerde verbranding van slib en huishoudelijk
afval

NEN-EN 14582:2007 en

Karakterisering van afval - Halogeen- en zwavelgehalte -
Zuurstofverbranding in gesloten systemen en
bepalingsmethoden

NPR-CEN/TR 14745:2003 en

Vaste secundaire brandstoffen

NEN-EN 15132:2006 en

Containerbehuizing voor verrijdbare afvalcontainers met
een inhoud tot en met 1700 | - Prestatie-eisen en
beproevingsmethodes

NEN-EN 15144:2007 en;fr;de

Winteronderhoudsuitrusting - Terminologie - Termen
voor winteronderhoud

NEN-EN 15169:2007 en

Karakterisering van afval - Bepaling van het gloeiverlies
in afval, slib en sediment

NEN-EN 15170:2008 en

Karakterisering van slib - Bepaling van de
verbrandingswaarde

NPR-CEN/TS 15366:2009 en

Winter- en wegenonderhoudsuitrusting - Vaste
absorbeermiddelen bedoeld voor weggebruik

NEN-EN 15518-1:2011 en

Winteronderhoudsuitrusting - Weersinformatiesystemen
voor het verkeer - Deel 1: Algemene definities en
onderdelen

NEN-EN 15518-2:2011 en

Winteronderhoudsuitrusting - Weersinformatiesystemen
voor het verkeer - Deel 2: Weer voor wegverkeer -
Aanbevolen waarneming en voorspelling

NEN-EN 15518-3:2011 en

Winteronderhoudsuitrusting - Weersinformatiesystemen
voor het verkeer - Eisen voor gemeten waarden van
stationaire uitrusting
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CEN/TR 15584:2007 en

Karakterisering van slib - Richtlijn voor de risico-
beoordeling voornamelijk in relatie tot het gebruik van
en het verwijderen van slib

NEN-EN 15597-1:2009 en

Winteronderhoudsuitrusting - Strooimachines - Deel 1:
Eisen aan dosering en aan statische beproeving van
dosering

NPR-CEN/TS 15597-2:2012 en

Winteronderhoudsuitrusting - Strooimachines - Deel 2:
Eisen voor de distributie en haar proef

NEN-EN 15906:2011 en

Winteronderhoudsuitrusting - Sneeuwruimingsmachines
met roterende onderdelen - Specificatie en graafkracht

NPR-CEN/TS 16229:2011 en

Karakterisering van afval - Monsterneming en analyse
van met zwak zuur afscheidbaar cyanide geloosd in
afvalbassins

NEN-EN 16252:2013 en

Machines voor het verdichten van afvalstoffen van
recyclebare fracties - Horizontale balenpers -
Veiligheidseisen

NEN-EN 50574:2012/C1:2012 en

Inzamelings-, logistieke en verwerkingseisen voor
huishoudelijke toestellen aan het einde van hun
levenscyclus, die vliuchtige fluorkoolstoffen of vliuchtige
koolwaterstoffen bevatten

NEN-EN 50574:2012 en

Levensduureisen voor huishoudelijke toestellen die
vluchtige fluorkoolstof of vluchtige koolwaterstof
bevatten

NEN-EN-1SO 8099:2001 en

Pleziervaartuigen - Retentiesystemen voor toiletafval

NEN-1SO 13617:2001 en

NEN-EN 1744-8:2012 en

Scheepsbouw en maritieme techniek -
Verbrandingsovens aan boord van schepen - Eisen

13.030.50 - Hergebruik

Beproevingsmethoden voor de chemische
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 8: Visuele
bepaling van het gehalte aan metalen in AVI-bodemas

NEN-EN 12258-3:2003 en;fr;de

Aluminium en aluminiumlegeringen - Termen en
definities - Deel 3: Schroot

NEN-EN 12816:2010 en

LPG materieel en toebehoren - Verplaatsbare, hervulbare
gasflessen van staal en aluminium voor LPG

NEN-EN 13429:2004 nl

Verpakking - Producthergebruik

NEN-EN 13429:2004 en

Verpakking - Producthergebruik

NEN-EN 13430:2004 en

Verpakking - Eisen voor verpakking terugwinbaar door
materiaalhergebruik

NEN-EN 13430:2004 nl

Verpakking - Eisen voor verpakking terugwinbaar door
materiaalrecycling

NEN-EN 13437:2003 en

Verpakking en materiaalhergebruik - Criteria voor
methoden van hergebruik - Beschrijving van de
hergebruikprocessen en stroomdiagram

NEN-EN 13440:2003 en

Verpakking - Mate van hergebruik - Definitie en
berekeningsmethode

CEN/TR 13688:2008 en

Verpakking - Materiaalrecycling - Rapport over eisen
voor stoffen en materialen om een blijvende
belemmering te voorkomen tegen recycling
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NEN-EN 13920-1:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 1:
Algemene eisen, monsterneming en beproevingen

NEN-EN 13920-2:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 2:
Ongelegeerd aluminiumschroot

NEN-EN 13920-3:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 3:
Draad- en kabelschroot

NEN-EN 13920-4:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 4:
Schroot bestaande uit één enkel geknede legering

NEN-EN 13920-5:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 5:
Schroot bestaande uit twee of meer geknede legeringen
van dezelfde serie

NEN-EN 13920-6:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 6:
Schroot bestaande uit twee of meer geknede legeringen

NEN-EN 13920-7:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 7:
Schroot bestaande uit gietstukken

NEN-EN 13920-8:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 8:
Schroot bestaande uit non-ferro materialen van
versnipper processen die gebruikt worden voor de
terugwinning van aluminium

NEN-EN 13920-9:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 9:
Schroot van terugwinningsprocessen van aluminium uit
non-ferro verschrotermaterialen

NEN-EN 13920-10:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 10:
Schroot bestaande uit gebruikte aluminium drinkblikjes

NEN-EN 13920-11:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 11:
Schroot bestaande uit aluminium/koper radiatoren

NEN-EN 13920-12:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 12:
Spaanders die een enkele legering bevatten

NEN-EN 13920-13:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 13:
Gemengde spaanders die twee of meer legeringen
bevatten

NEN-EN 13920-14:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 14:
Schroot van gebruikte consumentenverpakkingen van
aluminium

NEN-EN 13920-15:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 15:
Van bekleding ontdane schroot van gebruikte
consumentenverpakkingen van aluminium

NEN-EN 13920-16:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 16:
Schroot bestaande uit slakken, metaalschuim, schilfers
en metalen

NPR-CEN/TS 14243:2010 en

Materialen gemaakt van versleten banden - Specificaties
van categorién gebaseerd op hun afmeting(en) en
onzuiverheden en methoden voor het bepalen van hun
afmetingen en onzuiverheden

NPR-CEN/TR 14520:2007 en

Verpakking - Producthergebruik - Methoden voor het
beoordelen van de werking van het hergebruiksysteem

NEN-EN 15342:2007 en

Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen - Karakterisering
van gerecycled polystyreen (PS)
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NEN-EN 15343:2007 en

Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen -
Traceerbaarheid van het recyclen van kunststoffen en
conformiteitsbeoordeling en gerecyclede gehalte

NEN-EN 15344:2007 en

Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen - Karakterisering
van gerecycled Polyetheen (PE)

NEN-EN 15345:2007 en

Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen - Karakterisering
van gerecycled Polypropeen (PP)

NEN-EN 15346:2007 en

Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen - Karakterisering
van gerecycled polyvinylchloride (PVC)

NEN-EN 15347:2007 en

Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen - Karakterisering
van afval van kunststoffen

NEN-EN 15348:2007 en

Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen - Karakterisering
van gerecycled polyetheen-terephthalaat

NPR-CEN/TR 15353:2007 en

Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen - Richtlijnen
voor de ontwikkeling van normen voor gerecyclede
kunststoffen

NPR-CEN/TS 16010:2013 en

Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen -
Monsternemingsprocedures voor het beproeven van
kunststof en gerecycled

NPR-CEN/TS 16011:2013 en

Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen -
Monstervoorbehandeling

NPR-IEC/TR 62392:2007 en

Geschiktheid van typerende elektrische
isolatiematerialen (EIM) voorhergebruik polymeren

NEN-1SO 15270:2008 en

Kunststoffen - Richtlijnen voor hergebruik en recycling
van kunststof afval

NEN 7550:2002 nl

Autodemontagetechnieken - Algemene aanwijzingen

NEN 7550:2002/A1:2008 nl

Autodemontagetechnieken - Algemene aanwijzingen

NEN 7551:2002 nl

Autodemontagetechnieken - Demontage van
koelvloeistof uit autowrakken

NEN 7552:2002/A1:2004 nl

Autodemontagetechnieken - Demontage van PUR-
schuim en kokoshaar uit autowrakken

NEN 7552:2002 nl

Autodemontagetechnieken - Demontage van PUR-
schuim en kokoshaar uit autowrakken

NEN 7553:2003 nl

Autodemontagetechnieken - Demontage van afgewerkte
olie uit autowrakken

NEN 7554:2003 nl

NEN-EN 805:2000 en

13.060.01 - Waterkwaliteit, algemeen

Autodemontagetechnieken - Demontage van glas uit
autowrakken

Watervoorziening - Eisen aan distributiesystemen
buitenshuis

NEN-EN 12502-1:2005 en

Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor
de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid in water
en opslagsystemen - Deel 1: Algemeen

NEN-EN 12502-2:2005 en

Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor
de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid in water
en opslagsystemen - Deel 2: Invloed van factoren op
koper en koperlegeringen
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NEN-EN 12502-3:2005 en

Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor
de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid in water
en opslagsystemen - Deel 3: Invloed van factoren op
thermisch verzinkt ijzer en staal

NEN-EN 12502-4:2005 en

Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor
de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid in water
en opslagsystemen - Deel 4: Invloed van factoren op
corrosievast staal

NEN-EN 12502-5:2005 en

Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor
de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid in water
en opslagsystemen - Deel 5: Invloed van factoren op
gietijzer, ongelegeerde en laag-gelegeerd ijzer en staal

NEN-EN-1SO 5667-3:2012 en

Water - Monsterneming - Deel 3: Conservering en
behandeling van watermonsters

NEN-EN-1SO 10634:1995 en

Water - Richtlijn voor de voorbereiding en de
behandeling van moeilijk in water oplosbare organische
stoffen voor de opvolgende evaluatie van hun
biologische afbreekbaarheid in een waterig medium

ENV-1SO 13530:1998 en

Water - Leidraad voor de analytische kwaliteitscontrole
voor analyse van water

NEN-EN-1SO 15839:2006 en

Water - On-line sensoren en monitoren voor water -
Specificaties en prestatieproeven

NPR 6400:1988 nl

Water - Algemene richtlijnen voor moleculaire-
absorptiefotometrie

NPR 6416:1995 nl

Atomaire-absorptiespectrometrie - Vlamtechniek -
Algemene richtlijnen

NPR 6417:1997 nl

Atomaire-absorptie-spectrometrie - Grafietoventechniek
- Algemene richtlijnen

NPR 6425:1995 nl

Atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld
plasma - Algemene richtlijnen

NPR 6500:1990 nl

Water - Grondslagen van en algemene richtlijnen voor
het gebruik van ion-selectieve elektroden

NEN 6599:1991 nl

Water - Termen en definities

NEN 6603:2010 nl

Milieu en voedingsmiddelen - Eerstelijnscontrole met
controlekaarten voor chemische en microbiologische
analyses

NPR 6650:1991 nl

13.060.10 - Water van natuurlijke oorsprong
NEN-EN 14968:2006 en

Water - Grondslagen van en algemene richtlijnen voor
het uitvoeren van doorstroomanalyses

Semantiek voor gegevensuitwisseling op het gebied van
grondwater

NEN-EN 16039:2011 en

Water - Richtlijn voor de beoordeling van
hydromorphologische kenmerken van meren

NEN-EN-1SO 5667-19:2004 en

Water - Monsterneming - Deel 19: Richtlijn voor
monsterneming van sediment in zeewater

NEN-EN-1SO 16665:2005 en

Water - Richtlijnen voor kwantitatieve bemonstering en
monsterbehandeling van macro-invertebraten in marien
zacht substraat
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NEN-EN-1SO 19493:2007 en

Water - Richtlijn voor marien biologisch onderzoek van
litorale en sublitorale verharde bodem

NEN 6584:1987 nl

Regenwater - Termen en definities

NPR 6593:1994 nl

NEN-EN 806-3:2006 en

13.060.20 - Drinkwater

Regenwater - Aanpassing van waternormen voor de
bepaling van het gehalte aan metalen op basis van
algemene waternormen

Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen - Deel 3:
Leidingdimensionering - Vereenvoudigde methode

NEN-EN 878:2004 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Aluminiumsulfaat

NEN-EN 881:2004 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Aluminiumchloride
(monomeer), aluminiumchloridehydroxide (monomeer)
en aluminiumchloridehydroxidesulfaat (monomeer)

NEN-EN 882:2004 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Natriumaluminaat

NEN-EN 883:2004 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie -
Polyaluminiumchloridehydroxide en
polyaluminiumchloridehydroxidesulfaat

NEN-EN 885:2004 en

Chemicalién voor behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie -
Polyaluminiumhydroxidechloridesilicaat

NEN-EN 886:2004 en

Chemicalién voor behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - Polyaluminium hydroxide
silicaat sulfaat

NEN-EN 887:2004 en

Chemicalién voor behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - Aluminiumijzer (111) sulfaat

NEN-EN 888:2004 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - 1Jzer (111) chloride

NEN-EN 889:2004 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - 1Jzer (I1) sulfaat

NEN-EN 891:2004 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - 1Jzer (111) chloridesulfaat

NEN-EN 899:2009 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Zwavelzuur

NEN-EN 900:2007 en

Chemicalién voor behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - Calciumhypochloriet

NEN-EN 901:2007 en

Chemicalién voor behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - Natriumhypochloriet

NEN-EN 935:2004 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Aluminiumijzer(l11)
chloride en aluminiumijzer(l11) chloridehydroxide
(monomeer)

NEN-EN 937:2009 en

Chemicalién voor behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - Chloor
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NEN-EN 973:2009 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Natriumchloride voor de
regeneratie van ionenuitwisselaars

NEN-EN 1017:2008 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Dolomiet (half gebrand)

NEN-EN 1017:2008/C1:2009 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Dolomiet (half gebrand)

NEN-EN 1018:2006 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Calciumcarbonaat

NEN-EN 1197:2006 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Monozinkfosfaatoplossing

NEN-EN 1198:2005 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Natriumdiwaterstoffosfaat

NEN-EN 1199:2005 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Dinatriumwaterstoffosfaat

NEN-EN 1200:2005 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Natriumfosfaat

NEN-EN 1201:2005 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Kaliumdiwaterstoffosfaat

NEN-EN 1202:2005 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Dikaliumwaterstoffosfaat

NEN-EN 1203:2005 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Trikaliumfosfaat

NEN-EN 1204:2005 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Calcium tetrawaterstof in
orthofosfaat

NEN-EN 1205:2005 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie -
Dinatriumdiwaterstofpyrofosfaatzuur

NEN-EN 1206:2005 en

Chemicalién voor de behandeling van water voor
menselijke consumptie - Tetranatriumpyrofosfaat

NEN-EN 1207:2005 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijk consumptie - Tetrakalium pyrofosfaat

NEN-EN 1208:2005 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Natriumcalciumpolyfosfaat

NEN-EN 1210:2005 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Natriumtripolyfosfaat

NEN-EN 1211:2005 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Kaliumtripolyfosfaat

NEN-EN 1212:2005 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Natriumpolyfosfaat

NEN-EN 1278:2010 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Ozon

NEN-EN 1302:1999 en

Chemicalién gebruikt voor behandeling van water
bestemd voor menselijke consumptie - Op aluminium
gebaseerde coaguleringsmiddelen - Analytische
methoden
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NEN-EN 1302:1999/C1:2002 en

Chemicalién gebruikt voor behandeling van water
bestemd voor menselijke consumptie - Op aluminium
gebaseerde coaguleringsmiddelen - Analytische
methoden

NEN-EN 1405:2009 en

Chemicalién voor behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - Natriumalginaat

NEN-EN 1406:2009 en

Chemicalién voor behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - Gemodificeerd zetmeel

NEN-EN 1407:2008 en

Chemicalién voor behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - Anionisch en niet-ionisch
polyacrylamiden

NEN-EN 1408:2008 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Poly
(dialkyldimethylammonium chloride)

NEN-EN 1409:2008 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Polyaminen

NEN-EN 1410:2008 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Kationische
polyacrylamiden

NEN-EN 1420-1:1999 en

Invioed van organische materialen op water bestemd
voor menselijke consumptie - Bepaling van de reuk en
smaak van water in leidingsystemen - Deel 1:
Beproevingsmethode

NEN-EN 1421:2012 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Ammoniumchloride

NEN-EN 1508:1998 en

Drinkwatervoorziening - Eisen voor systemen en
onderdelen voor de opslag van water

NEN-EN 1717:2000 en

Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in
waterinstallaties en algemene eisen voor inrichtingen ter
voorkoming van verontreiniging door terugstroming

NEN-EN 12120:2012 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Natriumbisulfiet

NEN-EN 12121:2012 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Natriumdisulfiet

NEN-EN 12123:2012 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Ammoniaksulfaat

NEN-EN 12124:2012 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Natriumsulfiet

NEN-EN 12125:2012 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Natriumthiosulfaat

NEN-EN 12126:2012 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Vloeibare ammoniak

NEN-EN 12173:2012 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Natriumfluoride

NEN-EN 12174:2006 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Natriumhexafluorosilicaat

NEN-EN 12175:2006 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Hexafluorokiezelzuur
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NEN-EN 12485:2010 en

Chemicalién voor behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - Calciumcarbonaat, zuiver
kalksteen met extreem hoog calciumgehalte en
halfgebrande dolomiet - Beproevingsmethoden

NEN-EN 12518:2008 en

Chemicalién voor behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - Kalk met hoog calciumgehalte

NEN-EN 12671:2009 en

Chemicalién voor behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - In-situ opgewekte chloordioxide

NEN-EN 12672:2008 en

Chemicalién voor behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - Kaliumpermanganaat

NEN-EN 12678:2008 en

Chemicalién voor behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - Kaliumperoxomonosulfaat

NEN-EN 12729:2002 en

Beveiligingen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Controleerbare
terugstroombeveiliging met gereduceerde druk - Familie
B-TypeA

NEN-EN 12873-1:2003 en

Invloed van materialen op water bestemd voor
menselijke consumptie - Invloed ten gevolge van
migratie - Deel 1: Beproevingsmethode voor
fabrieksmatig vervaardigde niet-metalen en niet-
cementgebonden producten

NEN-EN 12873-2:2005 en

Invloed van materialen op water bestemd voor
menselijke consumptie - Invloed als gevolg van migratie
- Deel 2: Beproevingsmethode voor niet-metallieke en
niet-gebonden cementen voor ter plekke toegepaste
materialen

NEN-EN 12873-3:2006 en

Invloed van materialen op water bestemd voor
menselijke consumptie - Invloed als gevolg van migratie
- Deel 3: Beproevingsmethode voor ionenwisselaar- en
adsorptieharsen

NEN-EN 12873-4:2006 en

Invloed van materialen op water bestemd voor
menselijke consumptie - Invloed als gevolg van migratie
- Deel 4: Beproevingsmethode voor
waterbehandelingsmembranen

NEN-EN 12876:2009 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Zuurstof

NEN-EN 12901:1999 en;fr;de

Materialen voor de behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - Niet-organische hulp- en
filtermaterialen - Definities

NEN-EN 12902:2004 en

Materialen voor de behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - Anorganische filterhulp- en
filtermaterialen - Beproevingsmethoden

NEN-EN 12903:2009 en

Materialen voor de behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - Actieve koolstof in poedervorm

NEN-EN 12904:2005 en

Materialen voor de behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - Silicazand en silicagrind

NEN-EN 12905:2012 en

Materialen voor de behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - Geéxpandeerd
aluminiumsilicaat
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NEN-EN 12907:2009 en

Materialen voor de behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - Thermisch behandelde
steenkoolproducten

NEN-EN 12909:2012 en

Materialen voor de behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - Antraciet

NEN-EN 12910:2012 en

Materialen voor de behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - Granaat

NEN-EN 12911:2006 en

Materialen voor de behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - Mangaangroenzand

NEN-EN 12912:2012 en

Materialen voor de behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - Bariet

NEN-EN 12914:2012 en

Materialen voor de behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - Perliet in poedervorm

NEN-EN 12915-1:2009 en

Materialen voor de behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - Actieve koolstof in korrelvorm -
Deel 1: Onbewerkte actieve koolstof in korrelvorm

NEN-EN 12915-2:2009 en

Materialen voor de behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - Actieve koolstof in korrelvorm -
Deel 2: Gereactiveerde actieve koolstof in korrelvorm

NEN-EN 12931:2008 en

Chemicalién van water bestemd voor menselijke
consumptie - Chemicalién voor gebruik in geval van
calamiteit - Watervrije natriumdichloroisocyanuraat

NEN-EN 12932:2008 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Chemicalién voor gebruik
in geval van calamiteit - Natriumdichloroisocyanuraat,
dihydraat

NEN-EN 12933:2008 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Chemicalién voor
noodgevallen - Trichloroisocyanuraatzuur

NEN-EN 13052-1:2001 en

Invloed van materialen op water bestemd voor
menselijke consumptie - Organische materialen -
Bepaling van de kleur en troebelheid van water in
pijpleidingsystemen - Deel 1: Beproevingsmethode

NEN-EN 13076:2003 en

Middelen ter voorkoming van verontreininging van
drinkwater door terugstroming - Ongehinderde
doorstroming - Familie A - Type A

NEN-EN 13077:2008 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Vrije uitloop met een
niet cirkelvormige overloop (onbegrensd) - Familie A -
Type B

NEN-EN 13078:2003 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Vrije uitloop met
beluchte toevoerbuis en overloop - Familie A-Type C

NEN-EN 13079:2003 en

Inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Vrije uitloop met
injector - Familie A - Type D

NEN-EN 13176:2008 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Ethanol

NEN-EN 13194:2008 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Azijnzuur
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NEN-EN 13433:2006 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroom - Mechanische
onderbrekers, direct gestuurd - Familie G, type A

NEN-EN 13434:2006 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroim - Mechanische
onderbrekers, hydraulisch gestuurd - Familie G, Type B

NEN-EN 13443-1:2003+A1:2007 en

Apparatuur voor het conditioneren van drinkwater
binnen gebouwen - Mechanische filters - Deel 1:
Deeltjesgrootte van 80 um tot 150 um - Eisen voor
prestaties, veiligheid en beproevingen

NEN-EN 13443-2:2005+A1:2007 en

Apparatuur voor het conditioneren van drinkwater
binnen gebouwen - Mechanische filters - Deel 2:
Deeltjesgrootte van 1 um tot minder dan 80 um - Eisen
voor functioneren, veiligheid en beproeving

NEN-EN 13753:2009 en

Materialen voor de behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - Geactiveerd aluminiumoxide
granulaat

NEN-EN 13754:2009 en

Materialen voor de behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - Bentoniet

NEN-EN 14095:2004 en

Waterkwaliteit in gebouwen - Elektrolytische
doseringssystemen met aluminium anodes - Eisen voor
prestaties, veiligheid en beproeving

CWA 14247:2001 en

Membranen voor de behandeling van water - Invioed
van materialen op water bestemd voor menselijke
consumptie - Beproevingsmethoden

NPR-CR 14269:2001 en

Chemicalién voor behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - Richtlijnen voor de aankoop

NEN-EN 14368:2003 en

Producten gebruikt voor de behandeling van water
bestemd voor menselijke consumptie - Mangaandioxide
gecoat kalksteen

NEN-EN 14369:2003 en

Producten gebruikt voor de behandeling van water
bestemd voor menselijke consumptie - 1Jzer gecoat
geactiveerd aluminaat-granulaat

NEN-EN 14395-1:2004 en

Invloed van organische materialen op water bestemd
voor menselijke consumptie - Organoleptische
beoordeling van water in voorraadsystemen - Deel 1:
Beproevingsmethode

NEN-EN 14451:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroom - In-line anti-vacutimklep
DN 8 tot DN 80 - Familie D - Type A

NEN-EN 14452:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroom - Pijponderbreker met
atmosferische ontluchting en bewegend element DN 10
tot DN 20 - Familie D, Type B

NEN-EN 14453:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroom - Pijponderbreker met
permanente atmosferische ontluchting DN 10 tot DN 20
- Familie D, Type C
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NEN-EN 14454:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Slangkoppeling met
terugstroombeveiliging DN 15 tot DN 32 - Familie H,
type A

NEN-EN 14455:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Onder druk staande
luchtinlaatkleppen DN 15 tot DN 50 - Familie L, type A
en type B

NEN-EN 14506:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Automatische omleiding
- Familie H, type C

NEN-EN 14622:2005 en

Terugstroombeveiligingen voor drinkwater - Vrije uitloop
met ronde overloop (begrensd) - Familie A, Type F

NEN-EN 14623:2005 en

Terugstroombeveiligingen voor drinkwater - Vrije uitloop
met minimum cirkeloverloop (verifiéren van
metingbeproeving) - Familie A, Type G

NEN-EN 14652:2005+A1:2007 en

Apparatuur voor het conditioneren van drinkwater in
gebouwen - Membraanscheidingstoestellen - Eisen voor
functioneren, veiligheid en beproeving

NEN-EN 14664:2004 en

Chemicalién voor behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - 1Jzer(l11)sulfaat, granulaat

NEN-EN 14718:2006 en

Invloed van organische materialen op water bestemd
voor menselijke consumptie - Bepaling van het
chloorverbruik - Beproevingsmethode

NPR-CEN/TR 14740:2004 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Ozon-productie -
Richtlijnen voor installaties en minimale functionele eisen

NEN-EN 14805:2008 en

Chemicalién voor behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - Natriumchloride voor
elektrochlorering ter plaatse voor niet membraan
technologie

NEN-EN 14812:2005+A1:2007 en

Waterbehandelingsapparatuur binnen gebouwen -
Chemische doseringssystemen - Vooraf ingestelde
doseringssystemen - Eisen voor functioneren, veiligheid
en beproeving

NEN-EN 14897:2006+A1:2007 en

Waterbehandelingsapparatuur binnen gebouwen - UV-
apparatuur op basis van lage druk kwik - Eisen voor
functioneren, veiligheid en beproeving

NEN-EN 14898:2006+A1:2007 en

Apparatuur voor het conditioneren van drinkwater
binnen gebouwen - Actieve media filters - Eisen voor
functioneren, veiligheid en beproeving

NEN-EN 14944-1:2006 en

Invloed van met cementeuse producten op water
bestemd voor menselijke consumptie -
Beproevingsmethoden - Deel 1: Invioed van
fabrieksmatig vervaardigde cementeuse producten op
organoleptische parameters

NEN-EN 14944-3:2007 en

Invloed van cementeuse producten op water bestemd
voor menselijke consumptie - Beproevingsmethoden -
Deel 3: Migratie van bestanddelen uit fabrieksmatig
vervaardigde cementeuse producten
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NEN-EN 15028:2012 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Natriumchloraat

NEN-EN 15029:2012 en

Producten voor de behandeling van water bestemd voor
menselijke consumptie - 1Jzer (I11) hydroxyde-oxyde

NEN-EN 15030:2012 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Zilverzout voor periodiek
gebruik

NEN-EN 15039:2006 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Antiscalants voor
membranen - Polycarboxyl-zuren en zouten

NEN-EN 15040:2006 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Antiscalants voor
membranen - Fosforzuren en -zouten

NEN-EN 15041:2006 en

Chemicalién voor de behandeling van water bestemd
voor menselijke consumptie - Antiscalanten voor
membranen - Polyfosfaten

NPR-CEN/TR 15356-1:2006 en

Validatie en interpretatie van analytische methoden,
migratiebeproeving en analytische gegevens voor
materialen en artikelen in contact met voedingsmiddelen
- Deel 1: Algemene overwegingen

NEN-EN 15664-1:2008 en

Invloed van metallische materialen op water bestemd
voor menselijke consumptie - Dynamische test met
buizenopstelling ter beoordeling van de metaalafgifte -
Deel 1: Ontwerp en bediening

NEN-EN 15664-2:2010 en

Invloed van metallische materialen op water bestemd
voor menselijke consumptie - Dynamische test met
buizenopstelling ter beoordeling van de metaalafgifte -
Deel 2: Testwater

NEN-EN 15845:2010 en

Papier en karton - Bepaling van de cytotoxiciteit van
waterige extracten

NEN-EN 15848:2010 en

Waterbehandelingsinstallaties in gebouwen - Regelbare
chemische doseringssystemen - Eisen voor functioneren,
veiligheid en beproeving

NEN-EN 15975-1:2011 en

Veiligheid van drinkwater levering - Richtlijnen voor
risico- en crisismanagement - Deel 1: Crisismanagment

NPR-CEN/TR 16364:2012 en

Invloed van materialen op water bestemd voor
menselijke consumptie - Invioed als gevolg van migratie
- Voorspelling van de migratie van organische materialen
met behulp van wiskundige modellering

NEN-1SO 5667-5:2007 en

Water - Monsterneming - Deel 5: Richtlijn voor
monsterneming van drinkwater van
waterproductiebedrijven en pijpleiding-
distributiesystemen

NEN-1SO 24510:2008 en

Dienstverlening op het gebied van drinwatervoorziening
en afvalwatervoorziening - Richtlijnen voor het
beoordelen en verbeteren van de dienstverlening aan de
gebruikers

NEN-I1SO 24512:2008 en

Dienstverlening op het gebied van drinkwatervoorziening
en afvalwatervoorziening - Richtlijnen voor het managen
van de drinkwatervoorziening en het beoordelen van de

dienstverlening
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13.060.25 - Water voor industrieel gebruik

NEN-EN 12952-12:2003 en

Ketels met pijpen en hulpinstallaties - Deel 12: Eisen
voor kwaliteit van boilervoedingswater en boilerwater

NEN-EN 12953-10:2003 en

Vlampijpketels - Deel 10: Eisen voor kwaliteit van
voedingswater en boilerwater

NEN-EN 15032:2006+A1:2008 en

Chemicalién voor de behandeling van zwembadwater -
Trichloorisocyanuurzuur

NEN-EN 15073:2006+A1:2008 en

Chemicalién voor de behandeling van zwembadwater -
Natriumdichloroisocyanuraat, dihydraat

NEN-EN 15075:2006 en

Chemicalién voor de behandeling van zwembadwater -
Natriumwaterstofcarbonaat

NEN-EN 15076:2006 en

Chemicalién voor de behandeling van zwembadwater -
Natriumhydroxide

NEN-EN 15362:2007 en

Chemicalién voor de behandeling van zwembadwater -
Natriumcarbonaat

NEN-EN 15363:2007 en

Chemicalién voor de behandeling van zwembadwater -
Chloor

NEN-EN 15513:2007 en

Chemicalién voor de behandeling van zwembadwater -
Koolstofdioxide

NEN-EN 15514:2007 en

NEN-EN 476:1998 en

13.060.30 - Afvalwater

Chemicalién voor de behandeling van zwembadwater -
Zoutzuur

Binnen- en buitenrioleringen onder vrij verval -
Algemene eisen voor onderdelen

NEN-EN 476:2011 en

Algemene eisen voor rioleringsonderdelen

NEN-EN 588-2:2002 en

Vezelcementbuizen voor rioleringen onder vrij verval -
Deel 2: Putten

NEN-EN 858-2:2003 en

Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen
(bijv. olie en benzine) - Deel 2: Bepaling van nominale
afmeting, installatie, functionering en onderhoud

NEN-EN 872:2005 en

Water - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste
stoffen - Methode door filtratie over glasvezelfilters

NEN-EN 1085:2007 en;fr;de

Afvalwaterzuivering - Termen en definities

NEN-EN 1433:2002 en

Afwateringsgoten voor verkeersgebieden - Classificatie,
ontwerp- en beproevingseisen, merken en
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1825-1:2004 en

Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 1: Ontwerp,
eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole

NEN-EN 1825-1:2004/C1:2006
en;fr

Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 1: Ontwerp,
eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole

NEN-EN 1825-2:2002 en

Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 2: Bepaling van
nominale afmeting, installatie, functionering en
onderhoud

NEN-EN 12050-1:2001 en

Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en
terreinen - Eisen en beproevingsmethoden - Deel 1:
Rioolwaterpompen
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NEN-EN 12050-2:2001 en

Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en
terreinen - Eisen en beproevingsmethoden - Deel 2:
Pompen voor afvalwater zonder fecalién

NEN-EN 12050-3:2001 en

Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en
terreinen - Eisen en beproevingsmethoden - Deel 3:
Rioolwaterpompen voor beperkte toepassing

NEN-EN 12050-4:2001 en

Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en
terreinen - Eisen en beproevingsmethoden - Deel 4:
Terugslagkleppen voor afvalwater met en zonder
fecalién

NEN-EN 12255-1:2002 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 1: Algemene
ontwerp- en constructiegrondslagen

NEN-EN 12255-3:2000/C1:2000 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 3:
Voorbehandeling

NEN-EN 12255-3:2000 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 3:
Voorbehandeling

NEN-EN 12255-4:2002 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 4: Voorbezinking

NEN-EN 12255-5:1999 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 5:
Laguneprocessen

NEN-EN 12255-6:2002 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 6: Proces met
actief slib

NEN-EN 12255-7:2002 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 7: Reactoren met
biofilm

NEN-EN 12255-8:2001 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 8: Slibbehandeling
en opslag

NEN-EN 12255-9:2002 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 9: Stankcontrole
en ventilatie

NEN-EN 12255-10:2001 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 10:
Veiligheidsgrondslagen

NEN-EN 12255-11:2001 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 11: Vereiste
algemene gegevens voor de aanbesteding

NEN-EN 12255-12:2003 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 12: Controle en
processturing

NEN-EN 12255-13:2003 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 13: Chemische
behandeling - Afvalwaterzuivering door
precipitatie/vliokvorming

NEN-EN 12255-14:2004 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 14: Ontsmetting

NEN-EN 12255-15:2003 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 15: Meting van
het zuurstoftoevoervermogen in schoon water in
beluchtingstanks van actieve slibinstallaties

NEN-EN 12255-16:2005 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 16: Fysische
(mechanische) filtratie

NEN-EN 12566-1:2000 en

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties = 50 IE - Deel 1:
Geprefabriceerde septictanks

NEN-EN 12566-1:2000 nl

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties = 50 IE - Deel 1:
Geprefabriceerde septictanks

NEN-EN 12566-1:2000/A1:2004 en

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot en met 50 IE -
Deel 1: Geprefabriceerde septictanks
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NPR-CEN/TR 12566-2:2005 en

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties = 50 IE - Deel 2:
Grondinfiltratiesystemen

NEN-EN 12566-3:2005+A1:2009 en

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot en met 50 IE -
Deel 3: Vooraf en/of ter plaatse geassembleerde
afvalwaterzuiveringsinstallaties voor huishoudelijk
afvalwater

NEN-EN 12566-4:2007 en

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot en met 50 IE -
Deel 4: Ter plaatse geassembleerde septictanks van
geprefabriceerde onderdelen

CEN/TR 12566-5:2008 en

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot en met 50 IE -
Deel 5: Voorbehandelde effluent filtratiesystemen

NEN-EN 14987:2006 en

Kunststoffen - Beoordeling van de wegwerpkwaliteit in
afvalwaterbehandelingsfabrieken - Beproevingsschema
voor eind-acceptatie en specificaties

NPR-CEN/TR 15128:2005 en

Overzicht van Europese normen voor rehabilitatie van de
buitenriolering

CWA 15897:2009 en

Submerged Membrane Bioreactor (MBR) Technologie

NEN-EN-1SO 5667-13:2011 en

Water - Monsterneming - Deel 13: Richtlijn voor de
monsterneming van slib van riolerings- en
afvalwaterbehandelingsinstallaties

NEN-EN-1SO 5667-15:2009 en

Water - Monsterneming - Deel 15: Richtlijn voor
conservering en behandeling van slib en
sedimentmonsters

NEN-EN-1SO 7827:2013 en

Bepaling van de totale aérobe bio-afbreekbaarheid van
organische componenten in een waterig medium -
Methode door analyse van opgeloste organische koolstof
(DOC)

NEN-EN-1SO 9308-1:2000/C1:2008
en

Water - Detectie en enumeratie van Escherichia coli en
bacterién van de coligroep - Deel 1: Methode met
membraanfiltratie

NEN-1SO 24510:2008 en

Dienstverlening op het gebied van drinwatervoorziening
en afvalwatervoorziening - Richtlijnen voor het
beoordelen en verbeteren van de dienstverlening aan de
gebruikers

NEN-1SO 24511:2008 en

Dienstverlening op het gebied van drinkwatervoorziening
en afvalwatervoorziening - Richtlijnen voor het managen
van de afvalwatervoorziening en de beoordeling van de
dienstverlening

NPR 8066:2010 nl

NEN-EN 14395-1:2004 en

Water - Monsterneming stilstaand afvalwater

13.060.45 - Onderzoek van water, algemeen

Invioed van organische materialen op water bestemd
voor menselijke consumptie - Organoleptische
beoordeling van water in voorraadsystemen - Deel 1:
Beproevingsmethode

NEN-EN 15110:2006 en

Water - Richtlijn voor de bemonstering van zodplankton
in stilstaand water

NEN-EN 15196:2006 en

Water - Richtlijn voor bemonstering en behandeling van
pupal exuviae van de Chironomidae (orde Diptera) voor
ecologische beoordeling
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NEN-EN 15843:2010 en

Water - Richtlijn voor bepaling van de mate van
modificatie in de hydromorfologie van rivieren

NEN-EN 16101:2012 en

Water - Richtlijn voor het ontwerp en de analyse van
ringonderzoeken voor biologische
waterkwaliteitsbeoordeling

CEN/TR 16151:2011 en

Water - Richtlijn voorr het ontwerpen van Multimetrische
indicatoren

NEN-EN 16260:2012 en

Water - Visuele zeebedobservatie met afstandsgestuurde
en/of getrokken observatieapparatuur voor de
verzameling van omgevingsdata

NEN-EN-1SO 5667-1:2007 en

Water - Monsterneming - Deel 1: Richtlijn voor het
opzetten van monsternemingsprogramma’s en
monsternemingstechnieken

NEN-EN-1SO 5667-3:2012 en

Water - Monsterneming - Deel 3: Conservering en
behandeling van watermonsters

NEN-ISO 5667-5:2007 en

Water - Monsterneming - Deel 5: Richtlijn voor
monsterneming van drinkwater van
waterproductiebedrijven en pijpleiding-
distributiesystemen

NEN-EN-1SO 5667-13:2011 en

Water - Monsterneming - Deel 13: Richtlijn voor de
monsterneming van slib van riolerings- en
afvalwaterbehandelingsinstallaties

NEN-EN-1SO 5667-15:2009 en

Water - Monsterneming - Deel 15: Richtlijn voor
conservering en behandeling van slib en
sedimentmonsters

NEN-EN-1SO 5667-16:1998 en

Water - Monsterneming - Deel 16: Richtlijn voor het
biologisch onderzoek van monsters

NEN-EN-1SO 5667-19:2004 en

Water - Monsterneming - Deel 19: Richtlijn voor
monsterneming van sediment in zeewater

NEN-1SO 5667-20:2008 en

Water - Monsterneming - Deel 20: Richtlijn voor het
gebruik van monsternemingsgegevens voor
besluitvorming - Overeenstemming met drempelwaarden
en classificatiesystemen

NEN-EN-1SO 5667-23:2011 en

Water - Monsterneming - Deel 23: Richtlijn voor
passieve monsterneming in opperviaktewater

NEN-EN-1SO 10870:2012 en

Water - Richtlijn voor de selectie van methoden en
hulpmiddelen voor de monsterneming van benthische
macro-invertebraten in zoet water

NEN-EN-1SO 15839:2006 en

Water - On-line sensoren en monitoren voor water -
Specificaties en prestatieproeven

NEN-EN-1SO 16712:2006 en

Water - Bepaling van de acute toxiciteit van sediment in
zeewater of brakwater op viokreeften

NEN-EN-1SO 19458:2007 en

Water - Monsterneming voor microbiologisch onderzoek

NEN 5625:2009 nl

Radioactiviteitsmetingen - Monsterneming en
monsterconservering van water en daarin onopgeloste
stoffen

NEN 5744:2011 nl

Bodem - Monsterneming van grondwater

NEN 5861:1999 nl

Milieu - Procedures voor de monsteroverdracht
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NEN 5878:2006 nl

Milieu - Onderzoek van fysische en chemische
parameters in onbekende vaste en vloeibare
monstermatrices

NEN 6447:1979 nl

Monstervoorbehandeling van slib of slibhoudend water
voor de bepaling van elementen met atomaire-
absorptiespectrofotometrie - Ontsluiting met
salpeterzuur en perchloorzuur

NEN 6464:1981 nl

Water - Monstervoorbehandeling van slib of slibhoudend
water voor de bepaling van elementen van atomaire-
absorptiespectrometrie - Ontsluiting met salpeterzuur en
zwavelzuur

NPR 6529:1987/C1:1987 nl

Ketelwater - Monsterneming

NPR 6529:1987 nl

Ketelwater - Monsterneming

NPR 6540:1995 nl

Ketelwater - Algemene aanbevelingen voor het uitvoeren
van onderzoek

NEN 6600-1:2009 nl

Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater

NEN 6600-2:2009 nl

Water - Monsterneming - Deel 2: Oppervlaktewater

NPR 8066:2010 nl

NEN-EN 903:1994 en

Water - Monsterneming stilstaand afvalwater

13.060.50 - Onderzoek van water. Chemische eigenschappen

Water - Bepaling van het gehalte aan anion-actieve
detergentia met behulp van de methyleenblauw-index

NEN-EN 1233:1997 en

Water - Bepaling van het gehalte aan chroom - Atomaire
-absorptiespectrometrische methoden

NEN-EN 1233:1997 nl

Water - Bepaling van het gehalte aan chroom - Atomaire
-absorptiespectrometrische methoden

NEN-EN 1484:1997 en

Water - Leidraad voor de bepaling van het gehalte aan
totaal organische koolstof (TOC) en opgelost organisch
koolstof (DOC)

NEN-EN 1484:1997 nl

Water - Leidraad voor de bepaling van het gehalte aan
totaal organische koolstof (TOC) en opgelost organisch
koolstof (DOC)

NEN-EN 1899-1:1998 nl

Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik
na n dagen (BODn) - Deel 1: Verdunnings- en
entmethode met toevoeging van allylthioreum

NEN-EN 1899-1:1998 en

Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik
na n dagen (BODn) - Deel 1: Verdunnings- en
entmethode met toevoeging van allylthioreum

NEN-EN 1899-2:1998 en

Waterkwaliteit - Bepaling van het biochemisch
zuurstofverbruik na n dagen (BODn) - Deel 2: Methode
voor onverdunde monsters

NEN-EN 1899-2:1998 nl

Waterkwaliteit - Bepaling van het biochemisch
zuurstofverbruik na n dagen (BODn) - Deel 2: Methode
voor onverdunde monsters

NEN-EN 12260:2003 en

Water - Bepaling van het stikstofgehalte - Bepaling van
het gehalte aan gebonden stikstof (TN sub b), na
oxidatie tot stikstof oxiden

NEN-EN 12673:1999 en

Water - Gaschromatografische bepaling van een aantal
geselecteerde chloorfenolen in water
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NEN-EN 12918:1999 en

Water - Bepaling van parathion, parathionmethyl en
enkele andere organofosforverbindingen in water met
dichloormethaanextractie en gaschromatografische
analyse

NEN-EN 13577:2007 en

Chemische aantasting van beton - Bepaling van het
gehalte aan agressieve koolstofdioxide in water

NEN-EN 14207:2003 en

Water - Bepaling van epichloorhydrine

NEN-EN 14486:2005 en

Water - Detectie van humane enterovirussen door
"monolayer plaque assay"

NEN-EN 15216:2007 en

Karakterisering van afval - Bepaling van het gehalte aan
totaal opgeloste stof (TDS) in water en eluaten

NEN-1SO 5663:1993 en

Water - Bepaling van het gehalte aan Kjeldahl-stikstof -
Methode na mineralisatie met seleen

NEN-1SO 5664:2004 en

Water - Bepaling van ammonium - Destillatie en titratie
methode

NEN-I1SO 5813:1993 en

Water - Bepaling van het gehalte aan opgeloste zuurstof
- lodometrische methode

NEN-EN-1SO 5814:2012 en

Water - Bepaling van het gehalte aan opgeloste zuurstof
- Elektrochemische methode

NEN-EN-1SO 5961:1995 nl

Water - Bepaling van het cadmiumgehalte met de
atomaire-absorptiespectrometrie

NEN-1SO 6059:2005 en

Water - Bepaling van de som van calcium en magnesium
- EDTA titrimetrische methode

NEN-ISO 6332:2004 en

Water - Bepaling van ijzer - Spectrometrische methode
met gebruik van 1,10-fenantroline

NEN-1SO 6333:1988 nl

Water - Bepaling van het gehalte aan mangaan -
Spectrofotometrische methode met formaldoxim

NEN-EN-1SO 6468:1997 en

Water - Bepaling van het gehalte aan organochloor-
bestrijdingsmiddelen, polychloorbifenylen en
chloorbenzenen - Gaschromatografische methode na
vloeistof/vloeistof- extractie

NEN-ISO 6777:1993 en

Water - Bepaling van het gehalte aan nitriet -
Moleculaire-absorptiespectrometrische methode

NEN-EN-1SO 6878:2004 en

Water - Bepaling van fosfor - Ammoniummolybdaat
spectometrische methode

NEN-ISO 7150-1:2002 en

Water - Bepaling van ammonium - Deel 1: Handmatige
spectrometrische methode

NEN-EN-I1SO 7393-1:2000/C1:2001

en

Water - Bepaling van het vrije chloorgehalte en het
totale chloorgehalte - Deel 1: Titrimetrische methode
met gebruik van N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine

NEN-EN-1SO 7393-1:2000 en

Water - Bepaling van het vrije chloorgehalte en het
totale chloorgehalte - Deel 1: Titrimetrische methode
met gebruik van N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine

NEN-EN-1SO 7393-2:2000 en

Water - Bepaling van het vrije chloorgehalte en het
totale chloorgehalte - Deel 2: Colorimetrische methode
met gebruik van N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine, voor
routine controledoeleinden
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NEN-EN-1SO 7393-3:2000 en

Water - Bepaling van het vrije chloorgehalte en het
totale chloorgehalte - Deel 3: Jodometrische
titratiemethode voor de bepaling van het totale
chloorgehalte

NEN-I1SO 7890-3:1999 en

Water - Bepaling van het gehalte aan nitraat - Deel 3:
Spectrometrische methode met zwavelsalicylzuur

NEN-EN-1SO 7980:2000 en

Water - Bepaling van calcium en magnesium - Atomaire
absorptie spectrometrische methode

NEN-ISO 7981-1:2005 en

Water - Bepaling van polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) - Deel 1: Bepaling van zes PAK
met hoge prestatiedunnelaagchromatografie met
fluorescentiedetectie na vloeistof-vloeistofextractie

NEN-ISO 7981-2:2005 en

Water - Bepaling van polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) - Deel 2: Bepaling van zes PAK
met hogeprestatievloeistofchromatografie met
fluorescentiedetectie na vloeistof-vloeistofextractie

NEN-EN-1SO 9377-2:2000 en

Water - Bepaling van de minerale-olie-index - Deel 2:
Methode met vloeistofextractie en gas-chromatografie

NEN-EN-1SO 9562:2004 en

Water - Bepaling van adsorbeerbare organisch gebonden
halogenen (AOX)

NEN-EN-1SO 9963-1:1996 en

Water - Bepaling van de alkaliniteit - Deel 1: Bepaling
van de totale en de samengestelde alkaliniteit

NEN-EN-1SO 9963-2:1996 en

Water - Bepaling van de alkaliniteit - Deel 2: Bepaling
van de carbonaatalkaliniteit

NEN-EN-1SO 10301:1997 en

Water - Bepaling van zeer vluchtige gehalogeneerde
koolwaterstoffen - Gaschromatografische methoden

NEN-EN-1SO 10304-1:2009 en

Water - Bepaling van opgeloste anionen met
vloeistofionchromatografie - Deel 1: Bepaling van
bromide, chloride, fluoride, nitraat, nitriet, fosfaat en
sulfaat

NEN-EN-1SO 10304-3:1997 en

Water - Bepaling van opgeloste anionen met
vloeistofionchromatografie - Deel 3: Bepaling van
chromaat, jodide, sulfiet, thiocyanaat en thiosulfaat

NEN-EN-1SO 10304-4:1999 en

Water - Bepaling van opgeloste anionen met
vloeistofionchromatografie - Deel 4: Bepaling van het
gehalte aan chloraat, chloride en chloriet in water met
een lichte verontreiniging

NEN-EN-1SO 10523:2012 en

Water - Bepaling van de pH

NEN-EN-1SO 10695:2000 en

Water - Bepaling van het gehalte aan geselecteerde
organostikstof- en organofosforverbindingen -
Gaschromatografische methoden

NEN-1SO 11083:2006 en

Water - Bepaling van chroom (VI) - Spectrometrische
methode met 1,5-difenylcarbazide

NEN-EN-1SO 11369:1997 en

Water - Bepaling van een aantal bestrijdingsmiddelen -
Methode met gebruik van hogedruk-
vloeistofchromatografie met UV-detectie na een vast-
vloeistofextractie

NEN-EN-1SO 11732:2005 en

Water - Bepaling van ammonium stikstof - Methode voor
doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrometrische
detectie
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NEN-EN-1SO 11885:2009 en

Water - Bepaling van geselecteerde elementen met
atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld
plasma (ICP-AES)

NEN-EN-I1SO 11905-1:1998 nl

Water - Bepaling van het stikstofgehalte - Deel 1:
Bepaling aan de hand van oxidatieve destructie met
peroxodisulfaat

NEN-EN-1SO 11969:1997 nl

Water - Bepaling van het arseengehalte - Methode met
atomaire-absorptiespectrometrie (hydridetechniek)

NEN-EN-1SO 12020:2000 en

Water - Bepaling van het gehalte aan aluminium -
Atomaire-absorptiespectrometrische methoden

NEN-EN-1SO 12846:2012 en

Water - Bepaling van kwik - Methode met atomaire-
absorptiespectrometrie met en zonder concentratie

NEN-EN-1SO 13395:1997 nl

Water - Bepaling van het stikstofgehalte in de vorm van
nitriet en in de vorm van nitraat en de som van beide
met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en
spectrometrische detectie

NEN-EN-1SO 14402:1999 en

Water - Bepaling van de fenolindex met
doorstroomanalyse (FIA en CFA)

NEN-EN-1SO 14403-1:2012 en

Water - Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en
het gehalte aan vrij cyanide met doorstroomanalyse (FIA
en CFA) - Deel 1: Methode met doorstroominjectie
analyse (FIA)

NEN-EN-1SO 14403-2:2012 en

Water - Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en
het gehalte aan vrij cyanide met doorstroomanalyse (FIA
en CFA) - Deel 2: Methode met continu
doorstroomanalyse (CFA)

NEN-EN-1SO 14911:1999 en

Water - Bepaling van opgeloste Li+, Na+, NH4 +, K+,
Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ en Ba2+ met
ionchromatografie - Methode voor water en afvalwater

NEN-EN-1SO 15061:2001 en

Water - Bepaling van opgelost bromaat - Methode met
vloeistofchromatografie van ionen

NEN-EN-1SO 15586:2003 en

Water - Bepaling van sporenelementen met behulp van
atomaire absorptiespectrometrie met
grafietoventechniek

NEN-EN-1SO 15587-1:2002 en

Water - Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde
elementen in water - Deel 1: Koningswater ontsluiting

NEN-EN-1SO 15587-2:2002 en

Water - Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde
elementen in water - Deel 2: Ontsluiting met
salpeterzuur

NEN-EN-1SO 15680:2003 en

Water - Gaschromatografische bepaling van een aantal
monocyclische aromatische koolwaterstoffen, naftaleen
en verscheidene gechloreerde verbindingen met 'purge-
and-trap' en thermische desorptie

NEN-EN-1SO 15681-1:2005 en

Water - Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en
het totale gehalte aan fosfor met behulp van
doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 1: Methode met
een doorstroominjectiesysteem (FIA)
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NEN-EN-1SO 15681-2:2005 en

Water - Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en
het totale gehalte aan fosfor met behulp van
doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 2: Methode met
een continu doorstroomanalysesysteem (CFA)

NEN-EN-1SO 15682:2001 en

Water - Bepaling van het gehalte aan chloride met
doorstroomanalyse (CFA en FIA) en fotometrische of
potentiometrische detectie

NEN-ISO 15705:2003 en

Water - Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (ST-
COD) - Kleinschalige gesloten buis methode

NEN-EN-1SO 15913:2003 en

Water - Bepaling van geselecteerde
fenoxyalkaanherbicide , inclusief bentazonen en
hydroxybenzonitrillen met gaschromatografie en
massaspectrometrie na vastefase-extractie en
derivatisering

NEN-EN-1SO 16264:2004 en

Water - Bepaling van oplosbare silicaten met behulp van
een doorstroomanalysesysteem (FIA en CFA) en
fotometrische detectie

NEN-EN-1SO 16265:2012 en

Water - Bepaling van de methyleenblauw-index (MBAS) -
Methode met een doorstroomanalysesysteem (CFA)

NEN-EN-1SO 16588:2003 en

Water - Bepaling van zes complexvormende
verbindingen - Gaschromatografische methode

NEN-EN-I1SO 16588:2003/A1:2005

en

Water - Bepaling van zes complexvormende
verbindingen - Gaschromatografische methode

NEN-EN-1SO 17294-1:2006 en

Water - Toepassing van massaspectrometrie met
inductief gekoppelde plasma (ICP-MS) - Deel 1:
Algemene richtlijnen

NEN-EN-1SO 17294-2:2004 en

Water - Toepassing van massaspectrometrie met
inductief gekoppelde plasma (ICP-MS) - Deel 2: Bepaling
van 62 elementen

NEN-EN-1SO 17353:2005 en

Water - Bepaling van geselecteerde
organotinverbindingen - Gaschromatografische methode

NEN-EN-1SO 17495:2003 en

Water - Bepaling van de geselecteerde nitrofenolen -
Methode door vaste stofextractie en gaschromatografie
met massaspectrometrische detectie

NEN-EN-1SO 17852:2008 en

Water - Bepaling van kwik - Methode met atomaire
fluorecentiespectometrie

NEN-EN-1SO 17993:2004 en

Water - Bepaling van 15 polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) in water met HPLC met
fluorescentiedetectie na vloeistof-vloeistof extractie

NEN-ISO 18073:2004 en

Water - Bepaling van tetra- tot octa-gechloreerde
dioxinen en furanen - Methode met isotoopverdunning-
HRGC/HRMS

NEN-EN-1SO 18412:2006 en

Water - Bepaling van chroom (VI) - Fotometrische
methode voor zwak verontreinigd water

NEN-EN-1SO 18856:2005 en

Water - Bepaling van geselecteerde ftalaten met gebruik
van gaschromatografie/massaspectrometrie

NEN-EN-1SO 18857-1:2006 en

Water - Bepaling van geselecteerde alkylfenolen - Deel
1: Methode voor niet-gefiltreerde monsters met
vloeistofextractie en gaschromatografie met
massaselectieve detectie
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NEN-EN-1SO 18857-2:2011 en

Water- Bepaling van geselecteerde alkylfenolen- Deel 2:
Bepaling van alkylfenolen, alkylfenolethoxylaten en
bisfenol A. Methode voor ongefilterde monsters met
vastefase-extractie, derivatisering en gaschromatografie-
massaspectrometrie

NEN-1SO 20179:2005 en

Water - Bepaling van microcystinen - Methode met
vastefase- extractie (SPE) en
hogeprestatievloeistofchromatografie (HPLC) met
ultravioletdetectie (UV)

NEN-EN-1SO 22032:2009 en

Water - Bepaling van geselecteerde
polybroomdifenylethers in sediment en rioleringsslib -
Methode met extractie en
gaschromatografie/massaspectrometrie

NEN-EN-1SO 22478:2006 en

Water - Bepaling van bepaalde explosieven en verwante
stoffen - Methode met
hogeprestatievioeistofchromatografie (HPLC) en UV-
detectie

NEN-1SO 22743:2006/C1:2007 en

Water - Bepaling van sulfaat met een
doorstroomanalysesysteem (CFA)

NEN-1SO 22743:2006 en

Water - Bepaling van sulfaat met een
doorstroomanalysesysteem (CFA)

NEN-EN-1SO 23631:2006 en

Water - Bepaling van dalapon, trichloorazijnzuur en
geselecteerde halo-azijnzuren - Methode met
gaschromatografie (detectie met GC-ECD en/of GC-MS)
na vloeistof-vloeistofextractie en derivatisering

NEN-EN-1SO 23631:2006/C1:2007
en

Water - Bepaling van dalapon, trichloorazijnzuur en
geselecteerde halo-azijnzuren - Methode met
gaschromatografie (detectie met GC-ECD en/of GC-MS)
na vloeistof-vioeistofextractie en derivatisering

NEN-EN-1SO 23913:2009 en

Water - Bepaling van chromium (1V) - Methode met
doorstroomanalyse (FIA en CFA) en spectrometrische
detectie

NPR-ISO/TS 28581:2012 en

Water - Bepaling van geselecteerde niet polaire
verbindingen - Methode met
gaschromatografie/massaspectrometrie (GC-MS)

NEN-1SO 29441:2010 en

Water - Bepaling van totaal stikstof na UV-destructie -
Methode met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en
spectrofotometrische detectie

NPR 6400:1988 nl

Water - Algemene richtlijnen voor moleculaire-
absorptiefotometrie

NEN 6402:2010 nl

Water - Bepaling van het halogeengehalte van niet-
vluchtige extraheerbare organohalogeenverbindingen
(EOX)

NPR 6416:1995 nl

Atomaire-absorptiespectrometrie - Vlamtechniek -
Algemene richtlijnen

NPR 6417:1997 nl

Atomaire-absorptie-spectrometrie - Grafietoventechniek
- Algemene richtlijnen

NVN 6419:2008 nl

Protocol voor de bereiding van synthetische
laboratoriummonsters voor organische componenten in
grond- en oppervlaktewater
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NPR 6425:1995 nl

Atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld
plasma - Algemene richtlijnen

NEN 6432:1993 nl

Water - Bepaling van het gehalte aan arseen met behulp
van atomaire-absorptiespectrometrie
(hydridegeneratietechniek) - Ontsluiting met
salpeterzuur en zoutzuur

NEN 6433:1993 nl

Water - Bepaling van het gehalte aan antimoon met
behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (hydride-
generatietechniek) - Ontsluiting met salpeterzuur en
zoutzuur

NEN 6434:1993 nl

Water - Bepaling van het gehalte aan seleen met behulp
van atomaire-absorptiespectrometrie (hydride-
generatietechniek) - Ontsluiting met salpeterzuur en
zoutzuur

NEN 6442:1979 nl

Water - Vlamfotometrische bepaling van het gehalte aan
natrium en kalium

NEN 6445:1997 nl

Water en slibhoudend water - Bepaling van het
kwikgehalte met atomaire-absorptiespectrometrie
(koudedamptechniek) - Ontsluiting met broom

NEN 6470:1997 nl

Water - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan
chloride volgens Mohr

NEN 6471:1981 nl

Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan
kiezelzuur

NEN 6476:1981 nl

Water - Bepaling van het gehalte aan chloride door
potentiometrische titratie

NEN 6476:1981/A1:2010 nl

Water - Bepaling van het gehalte aan chloride door
potentiometrische titratie

NEN 6484:2007 nl

Water - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste
stoffen en de gloeirest ervan - Methode met behulp van
membraanfiltratie

NEN 6486:1984 nl

Water - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan
koolstofdioxide

NEN 6486:1984/C1:1985 nl

Water - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan
koolstofdioxide

NEN 6487:1997 nl

Water - Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte

NEN 6493:1987 nl

Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan
cyanuurzuur

NEN 6494:1984 nl

Water - Enzymatische bepaling van het gehalte aan
ureum in zwemwater

NEN 6495:1984 nl

Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan
ozon

NEN 6499:2010 nl

Milieu - Koepelnorm voor de bepaling van het gehalte
aan opgeloste en onopgeloste stoffen en droge stof en
de gloeiresten daarvan

NEN 6520:2006+C1:2011 nl

Water - Spectrofotometrische bepaling van het gehalte
aan chlorofyl-a

NEN 6520:2006/C1:2011 nl

Water - Spectrofotometrische bepaling van het gehalte
aan chlorofyl-a
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NEN 6521:1991 nl

Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan
boor

NEN 6523:1990 nl

Water - Een methode voor de berekening van het
gehalte aan waterstofcarbonaat, koolstofdioxide en
carbonaat uit het gehalte aan totaal koolstofdioxide en
de pH

NEN 6526:2006 nl

Water - Bepaling van de cholinesteraseremmende
activiteit

NEN 6531:1986 nl

Water - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan
waterstofcarbonaat in water met een pH lager dan of
gelijk aan 8,35

NEN 6532:1986 nl

Water - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan
waterstofcarbonaat, carbonaat en hydroxide in water
met een pH hoger dan 8,35

NPR 6537:1988 nl

Water - Toelichting bij titraties van koolstofdioxide,
waterstofcarbonaat en carbonaat volgens NEN 6486,
NEN 6531 en NEN 6532

NEN 6541:1991 nl

Ketelwater - Fotometrische bepaling van het gehalte aan
kiezelzuur

NEN 6548:1988 nl

Ketelwater - Fotometrische bepaling van het gehalte aan
hydrazine

NEN 6577:1985 nl

Regenwater - Fotometrische bepaling van het gehalte
aan orthofosfaat

NEN 6578:2011 nl

Water - Potentiometrische bepaling van het totale
gehalte aan totaal fluoride

NEN 6579:1985 nl

Regenwater - Potentiometrische bepaling van het
gehalte aan hydroniumionen

NEN 6589:2005/C1:2010 nl

Water - Potentiometrische bepaling van het gehalte aan
totaal anorganisch fluoride met doorstroomsystemen
(FIA en CFA)

NEN 6589:2005+C1:2010 nl

Water - Potentiometrische bepaling van het totale
gehalte aan fluoride met doorstroomsystemen (FIA en
CFA)

NVN 6590:1990 nl

Regenwater - Fotometrische bepaling van het gehalte
aan sulfiet met behulp van een
doorstroominjectiesysteem

NVN 6592:1990 nl

Regenwater - Fluorimetrische bepaling van het gehalte
aan waterstofperoxide met behulp van een doorstroom-
injectiemethode

NEN 6604:2007 nl

Water - Bepaling van het gehalte aan ammonium,
nitraat, nitriet, chloride, ortho-fosfaat, sulfaat en silicaat
met een discreet analysesysteem en
spectrofotometrische detectie

NEN 6608:1996 nl

Water - Fotometrische bepaling van het sulfidegehalte

NEN 6642:1992 nl

Water - Berekening van het totale gehalte aan stikstof

NEN 6644:1983 nl

Water - Berekening van het gehalte aan vrije ammoniak
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NEN 6645:2005 nl

Water - Monstervoorbehandeling voor de fotometrische
bepaling van de som van de gehalten aan
ammoniumstikstof en aan organisch gebonden stikstof
en van het totale gehalte aan fosforverbindingen met
een doorstroomanalysesysteem - Ontsluiting met
zwavelzuur en kaliumsulfaat

NEN 6646:2006 nl

Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan
ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan
ammoniumstikstof en aan organisch gebonden stikstof
volgens Kjeldahl met behulp van een
doorstroomanalysesysteem

NEN 6670:2003 nl

Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan met
waterdamp vluchtige fenolen

NEN 6671:1994 nl

Afvalwater en slib - Gravimetrische bepaling van het
gehalte aan petroleumether extraheerbare olién en
vetten - Soxhlet extractie

NEN 6671:1994/C1:2000 nl

Afvalwater en slib - Gravimetrische bepaling van het
gehalte aan petroleumether extraheerbare olién en
vetten - Soxhlet extractie

NEN 6672:1994/C1:2000 nl

Afvalwater - Gravimetrische bepaling van het gehalte
aan petroleumether extraheerbare olién en vetten -
Directe extractie

NEN 6672:1994 nl

Afvalwater - Gravimetrische bepaling van het gehalte
aan petroleumether extraheerbare olién en vetten -
Directe extractie

NEN 6676:1994 nl

Afvalwater - Bepaling van met petroleumether
extraheerbare organische gebonden halogenen (EOX-
AW)

NEN 6953:2005 nl

Water - Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde
elementen in water

NEN 6953:2005/A1:2007 nl

Water - Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde
elementen in water

NEN 6961:2005 nl

Milieu - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur
(koningswater) voor de bepaling van geselecteerde
elementen in water, waterbodem, slib, slibhoudend
water, luchtstof, grond en bouwstoffen

NEN 6963:2005 nl

Mileu - Ontsluiting met salpeterzuur, waterstoffluoride
en perchloorzuur voor de bepaling van geselecteerde
elementen in vaste stoffen

NEN 6964:2005 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in
water,eluaten en destruaten - Atomaire
absorptiespectrometrie met grafietoventechniek

NEN 6964:2005/C1:2006 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in
water,eluaten en destruaten - Atomaire
absorptiespectrometrie met grafietoventechniek

NEN 6965:2005/C1:2006 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire bsorptiespectrometrie
met vlamtechniek

NEN 6965:2005 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire-absorptiespectrometrie
met vlamtechniek
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NEN 6966:2005 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire emissiespectrometrie
met inductief gekoppeld plasma

NEN 6966:2005/C1:2006 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire-emissie-spectrometrie
met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES)

NVN 6982:2008 nl

Bodem en water - Voorbehandeling en extractie van
monsters voor de bepaling van matig-vluchtige
organische verbindingen met GC-MS

NVN 6983:2008 nl

Bodem en water - Bepaling van vluchtige organische
verbindingen met GC-MS

NVN 6984:2008 nl

13.060.60 - Onderzoek van water. F
NEN-EN 872:2005 en

Bodem en water - Bepaling van matig vluchtige
organische verbindingen in extracten van monsters met
GC-MS

ysische eigenschappen

Water - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste
stoffen - Methode door filtratie over glasvezelfilters

NEN-EN 1622:2006 en

Water - Bepaling van de drempelwaarden voor geur
(TON) en smaak (TFN)

NEN-EN-1SO 7027:2000 en

Water - Bepaling van de troebelheid

NEN-EN-1SO 7887:2012 en

Water - Onderzoek en bepaling van de kleur

NEN-ISO 7888:1994 en

Water - Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen

NEN-EN-1SO 8467:1995 en

Water - Bepaling van de permanganaatindex

NEN-1SO 9698:2010 en

Water - Bepaling van de werking van de
tritiumconcentratie - Vloeibare scintillatie telmethode

NEN-1SO 10704:2012 en

Water - Meting van totale alfa- en totale beta-activiteit in
niet-zout water - Dunne-laag afzettingsmethode

NEN-ISO 11704:2012 en

Water- Meting van totale alfa- en totale beta-activiteit in
niet-zout water - Methode met vloeistofscintillatietelling
in lijn met alle normen die uit ISO/TC 147 komen

NEN-1SO 13162:2011 en

Water - Bepaling van de koolstof-14 activiteit -
Vloeistofscintillatie methode

NEN 6414:2008 nl

Water en slib - Bepaling van de temperatuur

NEN 6420:1986 nl

Water - Bepaling van het gehalte aan getritieerd water
door vloeistofscintillatietelling

NEN 6421:2006 nl

Water - Bepaling van de volumieke totale beta-activiteit
en volumieke rest-beta-activiteit van niet-vluchtige
bestanddelen

NEN 6484:2007 nl

Water - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste
stoffen en de gloeirest ervan - Methode met behulp van
membraanfiltratie

NEN 6530:1986 nl

Water - De ionenbalans

NEN 6533:1990 nl

Water - Bepaling van de agressiviteit ten opzichte van
calciumcarbonaat en berekening van de
verzadigingsindex

NEN 6535:1986 nl

Water - Berekening of schatting van de ionensterkte
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NPR 6538:1990 nl

Water - Toelichting bij de bepaling van agressiviteit ten
opzichte van calciumcarbonaat en de berekeningen ten
behoeve van de ontzuring volgens NEN 6533 en NEN
6536

NEN 6600-3:2010 nl

Water - Monsterneming - Deel 3: Zwembadwater

NEN 6606:2009 nl

Water - Bepaling van de doorzichtdiepte met behulp van
een schijf volgens Secchi

NEN 6621:1988 nl

Afvalwater en slib - Bepaling van het gehalte aan
onopgeloste bestanddelen en de gloeirest daarvan -
Gravimetrische methode

NEN 6621:1988/C1:1992 nl

Afvalwater en slib - Bepaling van het gehalte aan
onopgeloste bestanddelen en de gloeirest daarvan -
Gravimetrische methode

NEN 6623:2005 nl

Water - Bepaling van de hoeveelheid bezinksel

NEN 6633:2006 nl

Water en (zuiverings)slib - Bepaling van het chemisch
zuurstofverbruik (CZV)

NEN 6633:2006/A1:2007 nl

NEN-EN 13946:2003 en

Water en (zuiverings)slib - Bepaling van het chemisch
zuurstofverbruik (CZV)

13.060.70 - Onderzoek van water. Biologische eigenschappen

Waterkwaliteit - Richtlijn voor de routinematige
bemonstering en monstervoorbehandeling van
benthische diatomeeén in rivieren

NEN-EN 14011:2003 en

Water - Bemonstering van vis met behulp van
elektriciteit

NEN-EN 14184:2003 en

Waterkwaliteit - Richtlijn voor de inventarisatie van
aquatische macrofyten in stromende wateren

NEN-EN 14407:2004 en

Water - Richtlijn voor de determinatie, telling en
interpretatie van monsters van benthische diatomeeén
uit stromend water

NEN-EN 14614:2004 en

Water - Richtlijn voor de beoordeling van
hydromorphologische kenmerken van rivieren

NEN-EN 14757:2005 en

Water - Bemonstering van vis met behulp van visnetten
met meerdere maasgroottes

NEN-EN 14962:2006 en

Water - Richtlijn over het toepassingsgebied en keuze
van methoden voor monsterneming van vis

NEN-EN 14996:2006 en

Water - Richtlijn voor de kwaliteitsborging van
biologische en ecologische beoordelingen in het
aquatische milieu

NEN-EN 15204:2006 en

Kwaliteit van water - Richtlijn voor het tellen van
fytoplankton met behulp van omgekeerde microscopie
(Utermdhl-techniek)

NEN-EN 15460:2007 en

Water - Richtlijn voor de inventarisatie van macrofyten
in meren

NEN-EN 15708:2009 en

Water - Richtlijn voor de inventarisatie, bemonstering en
laboratorium analyse van fytobenthos in ondiep
snelstromend water

NEN-EN 15972:2011 en

Water - Richtlijn voor kwantitatief en kwalitatief
onderzoek van marine fytoplankton
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NEN-EN 16087-2:2011 en

Bodemverbeterende middelen en groeimedia - Bepaling
van de aerobe biologische activiteit - Deel 2:
Zelfopwarmingsbeproeving voor compost

NEN-EN 16150:2012 en

Water - Richtlijn voor de pro-rata Multi-Habitat
monsterneming van bentische macro-invertebraten in
ondiep water

CEN/TR 16151:2011 en

Water - Richtlijn voorr het ontwerpen van Multimetrische
indicatoren

NEN-EN 16161:2012 en

Water - Richtlijn voor het gebruik van in-vivo
absorptietechnieken om de chlorofylconcentratie in
marien en zoet water in te schatten

NEN-EN-1SO 5667-16:1998 en

Water - Monsterneming - Deel 16: Richtlijn voor het
biologisch onderzoek van monsters

NEN-EN-1SO 6222:1999 en

Water - Telling van kweekbare micro-organismen -
Bepaling van het koloniegetal door enting in een
voedingsbodem van gistextract agar

NEN-EN-1SO 6341:1996 en

Water - Bepaling van de remming van de mobiliteit van
Daphnia Magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Acute
toxiciteitsproef

NEN-EN-1SO 6341:2012 en

Water - Bepaling van de remming van de mobiliteit van
Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Acute
toxiciteitsproef

NEN-ISO 6461-1:1993 en

Water - Detectie en enumeratie van de sporen van
sulfietreducerende anaerobes (clostridia) - Deel 1:
Methode door middel van verrijking in een vloeibaar
medium

NEN-1SO 6461-2:1993 en

Water - Detectie en enumeratie van de sporen van
sulfietreducerende anaerobes (clostridia) - Deel 2:
Methode door middel van membraanfiltratie

NEN-EN-1SO 7346-1:1997 en

Water - Bepaling van de acute letale toxiciteit van
stoffen voor zoetwatervissen [Brachydanio rerio
Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Deel 1:
Statische methode

NEN-EN-1SO 7346-2:1997 en

Water - Bepaling van de acute letale toxiciteit van
stoffen voor zoetwatervissen[Brachydanio rerio Hamilton
-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Deel 2: Semi-
statische methode

NEN-EN-1SO 7346-3:1997 en

Water - Bepaling van de acute letale toxiciteit van
stoffen voor zoetwatervissen [Brachydanio rerio
Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae )] - Deel 3:
Methode voor continue stroming

NEN-EN-1SO 7827:2013 en

Bepaling van de totale aérobe bio-afbreekbaarheid van
organische componenten in een waterig medium -
Methode door analyse van opgeloste organische koolstof
(DOC)

NEN-EN-I1SO 7899-1:1998/C1:2000
en

Water - Detectie en telling van enterococcen - Deel 1:
Geminituriseerde methode (meest waarschijnlijke aantal)
voor oppervlaktewater en afvalwater

NEN-EN-1SO 7899-1:1998 en

Water - Detectie en telling van enterococcen - Deel 1:
Geminiaturiseerde methode (meest waarschijnlijke
aantal) voor oppervilaktewater en afvalwater

73



Document Taal Titel

NEN-EN-1SO 7899-2:2000 en

Water - Detectie en telling van enterococcen - Deel 2:
Membraanfiltratiemethode

NEN-EN-1SO 8192:2007 en

Water - Bepaling van de remming van het
zuurstofverbruik van actief slib voor koolstof- en
ammoniumoxidatie

NEN-EN-1SO 8689-1:2000 en

Waterkwaliteit - Biologische indeling van rivieren - Deel
1: Leidraad voor de beoordeling van biologische
kwaliteitsgegevens uit onderzoeken van benthische
macro-invertebraten

NEN-EN-1SO 8689-2:2000 en

Waterkwaliteit - Biologische indeling van rivieren - Deel
2: Richtlijn voor de presentatie van biologische
kwaliteitsgegevens uit onderzoeken van benthische
macro-invertebraten

NEN-EN-1SO 8692:2012 en

Waterkwaliteit - Groeiremmingsproef voor de
zoetwateralgen met ééncellige groene algen

NEN-EN-1SO 9308-1:2000 en

Water - Detectie en enumeratie van Escherichia coli en
bacterién van de coligroep - Deel 1: Methode met
membraanfiltratie

NEN-EN-1SO 9308-1:2000/C1:2008
en

Water - Detectie en enumeratie van Escherichia coli en
bacterién van de coligroep - Deel 1: Methode met
membraanfiltratie

NEN-EN-1SO 9308-3:1999/C1:2000
en

Water - Detectie en enumeratie van Escherichia coli en
coliform bacterie in oppervlaktewater en afvalwater -
Deel 3: Geminiaturiseerde methode (meest
waarschijnlijke aantal) door enting in een vloeibaar
medium

NEN-EN-1SO 9308-3:1999 en

Water - Bepaling en enumeratie van Escherichia coli en
bacterién van de coligroep in oppervlaktewater en
afvalwater - Deel 3: Geminiaturiseerde methode (meest
waarschijnlijke aantal) door enting in een vloeibaar
medium

NEN-EN-1SO 9408:1999 en

Water - Bepaling van de totale aerobe bio-
afbreekbaarheid van organische componenten in een
waterig medium op basis van de bepaling van het
zuurstofverbruik in een gesloten respirometer

NEN-EN-1SO 9439:2000 en

Water - Bepaling van de volledige aérobe bio-
afbreekbaarheid van organische verbindingen in een
waterig medium - Methode door middel van analyse van
vrijgekomen koolstofdioxide

NEN-EN-1SO 9509:2006 en

Water - Methode voor de beoordeling van de remming
van de nitrificatie van micro-organismen in actief slib

NEN-EN-1SO 9887:1994 en

Water - Bepaling van de aérobe bio-afbreekbaarheid van
organische componenten in een waterig medium -
Methode met semicontinu geactiveerde slib (SCAS)

NEN-EN-1SO 9888:1999 en

Water - Bepaling van de totale aérobe bio-
afbreekbaarheid van organische componenten in een
waterig medium - Statische proef (Zahn-Wellens
methode)

NEN-EN-1SO 10253:2006 en

Water - Proef voor de bepaling van het groeiremmend
effect op zoutwateralgen met Skeletonema costatum en
Phaeodactylum tricornutum
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NEN-EN-1SO 10705-1:2001 en

Water - Detectie en telling van bacteriofagen - Deel 1:
Telling van F-specifieke RNA-bacteriofagen

NEN-EN-1SO 10705-2:2001 en

Water - Detectie en telling van bacteriofagen - Deel 2:
Telling van somatische colifagen

NEN-ISO 10706:2000 en

Water - Bepaling van de lange termijn toxiteit van
stoffen op Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea)

NEN-EN-1SO 10707:1997 en

Water - Bepaling van de totale aerobe bio-
afbreekbaarheid van organische componenten in een
waterig medium - Methode door middel van het
biochemische zuurstofverbruik (proef met gesloten fles)

NEN-EN-1SO 10712:1996 en

Water - Proef voor de bepaling van het groeiremmend
effect op Pseudomonas putida (proef voor de
Pseudomonas-celvermeerderingsremming)

NEN-EN-1SO 10870:2012 en

Water - Richtlijn voor de selectie van methoden en
hulpmiddelen voor de monsterneming van benthische
macro-invertebraten in zoet water

NEN-1SO 10872:2010 en

Water - Bepaling van de toxiciteit van sediment- en
bodemmonsters op groei, vruchtbaarheid en
voortplanting van Caenorhabditis elegans (Nematoda)

NPR-ISO/TR 11044:2009 en

Water quality - Scientific and technical aspects of batch
algae growth inhibition tests

NEN-EN-1SO 11348-1:2008 en

Water - Bepaling van het remmend effect van
watermonsters op de emissie van licht door Vibrio
fischeri (Proef met luminescerende bacterién) - Deel 1:
Methode met gebruik van vers bereide bacterién

NEN-EN-1SO 11348-2:2008 en

Water - Bepaling van het remmend effect van
watermonsters op de emissie van licht door Vibrio
fischeri (Proef met luminescerende bacterién) - Deel 2:
Methode met gebruik vloeistof-gedroogde bacterién

NEN-EN-1SO 11348-3:2008 en

Water - Bepaling van het remmend effect van
watermonsters op de emissie van licht door Vibrio
fischeri (Proef met luminescerende bacterién) - Deel 3:
Methode met gebruik van gevriesdroogde bacterién

NEN-1SO 11350:2012 en

Water - Bepaling van de genotoxiciteit van water en
afvalwater - Salmonella/microsome fluctuatieproef
(Ames fluctuatieproef)

NEN-EN-1SO 11733:2004 en

Water - Bepaling van de totale verwijdering en bio-
afbreekbaarheid van organische verbindingen in een
waterig medium - Simulatieproef met actief slib

NEN-EN-1SO 11734:1998 en

Water - Bepaling van de totale anaérobe bio-
afbreekbaarheid van organische componenten in
verteerd slib - Methode door meting van de
biogasproductie

NEN-1SO 12890:2000 en

Water - Bepaling van de toxiteit voor zoetwatervissen in
het embryonale of larvenstadium - Semistatische
methode

NEN-1SO 13641-1:2003 en

Water - Bepaling van de remming van activiteit van
anaérobe bacterién - Deel 1: Algemene beproeving

75



Document Taal Titel

NEN-1SO 13641-2:2003 en

Water - Bepaling van de remming van activiteit van
anaérobe bacterién - Deel 2: Beproeving bij lage
biomassaconcentratie

NEN-1SO 13829:2000 en

Water - Bepaling van de giftigheid van water en
afvalwater met de umu-proef

NVN-ENV-1SO 13843:2001 en

Water - Leidraad voor de validatie van microbiologische
methoden

NEN-I1SO 14380:2011 en

Water - Bepaling van de acute toxiciteit voor
Thamnocephalus platyurus (Crustacea, Anostraca)

NEN-1SO 14442:2006 en

Water - Leidraad voor bepaling van het groeiremmend
effect op algen van slecht oplosbare stoffen, viuchtige
verbindingen, metalen en afvalwater

NEN-I1SO 14592-1:2003 en

Water - Bepaling van de aerobe bioafbreekbaarheid van
organische componenten in lage concentraties - Deel 1:
Schudfles batchproef met opperviaktewater of met
oppervlaktewater/sedimentsuspensies

NEN-1SO 14592-2:2003 en

Water - Bepaling van de aerobe bioafbreekbaarheid van
organische componenten in lage concentraties - Deel 2:
Rivierdoorstroommodel

NEN-EN-1SO 14593:2005 en

Water - Bepaling van de aerobe bio-afbreekbaarheid van
organische componenten in een waterig medium -
Methode door analyse van anorganisch koolstof in
gesloten flessen (CO2 hoofdruimteproef)

NEN-EN-1SO 15088:2008 en

Water - Bepaling van de accute toxiciteit van afvalwater
op eitjes van de zebravis (Danio rerio)

NPR-CEN-ISO/TR 15462:2009 en

Water - Keuze van beproevingen voor de bio-
afbreekbaarheid

NEN-1SO 15522:1999 en

Water - Bepaling van het remmende effect van
waterbestanddelen op de groei van micro-organismen in
geactiveerd slib

NEN-1SO 15553:2006 en

Water - Isolatie en identificatie van Cryptosporidium
oocystsen Giardia cysts uit water

NEN-1SO 16221:2001 en

Water - Leidraad voor bepaling van de
bioafbreekbaarheid in zeewater

NEN-EN-1SO 16266:2008 en

Water - Detectie en telling van Pseunomonas aeruginosa
- Methode met membraanfiltratie

NEN-EN-1SO 16665:2005 en

Water - Richtlijnen voor kwantitatieve bemonstering en
monsterbehandeling van macro-invertebraten in marien
zacht substraat

NEN-EN-1SO 17994:2004 en

Water - Criteria voor het vaststellen van
gelijkwaardigheid van microbiologische methoden

NEN-1SO 18749:2004 en

Water - Absorptie van stoffen op geactiveerd slib -
Batchproef met behulp van gespecificeerde analytische
methoden

NEN-EN-1SO 19493:2007 en

Water - Richtlijn voor marien biologisch onderzoek van
litorale en sublitorale verharde bodem

NEN-EN-1SO 20079:2006 en

Water - Bepaling van de toxiciteit van componenten in
water en afvalwater op eendenkroos (Lemna minor) -
Test voor de remming van de groei van eendenkroos
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NEN-1SO 20666:2009 en

Water - Bepaling van de chronische toxiciteit op
Brachionus calyciflorus in 48 uur

NEN-1SO 21427-1:2006 en

Water - Evaluatie van genotoxiciteit door meting van de
inductie van micronuclei - Deel 1: Evaluatie van
genotoxiciteit met behulp van amfibische larven

NEN-EN-1SO 21427-2:2009 en

Water - Evaluatie van genotoxiciteit door meting van de
inductie van micronuclei - Deel 2: "Gemengde
populatie"-methode met gebruik van de cellijn V79

NEN-EN-1SO 21427-
2:2009/C1:2009 en

Water - Evaluatie van genotoxiciteit door meting van de
inductie van micronuclei - Deel 2: "Gemengde
populatie”-methode met gebruik van de cellijn V79

NEN-1SO 23893-1:2007 en

Water - Biochemische en fysiologische bepalingen aan
vis - Deel 1: Monsterneming van vis, behandeling en
conservering van monsters

NEN 6254:2012 nl

Water - Detectie en kwantificering van Legionella
pneumophila - Methode met kwantitatieve polymerase
chain reaction (qPCR)

NEN 6263:2009 nl

Water - Detectie en telling van Aeromonas

NEN 6265:2007 nl

Water - Detectie en telling van Legionella

NPR 6266:1991 nl

Bacteriologisch onderzoek van water - Toelichting bij het
onderzoek naar de aanwezigheid en het aantal
kolonievormende eenheden (KVE) van Legionella-
bacterién volgens NEN 6265

NPR 6267:2002 nl

Toelichting bij NEN-EN-1SO 6222:1999 - Water - Telling
van kweekbare micro-organismen - Bepaling van het
koloniegetal door enting in een voedingsbodem van
gistextractagar

NPR 6268:2012 nl

Water - Algemene principes bij kwaliteitsborging van
bacteriologisch onderzoek van water

NEN 6269:1996 nl

Bacteriologisch onderzoek van water - Onderzoek naar
de aanwezigheid en/of het meest waarschijnlijke aantal
van thermofiele Campylobacter-bacterién

NPR 6270:1996 nl

Bacteriologisch onderzoek van water - Toelichting bij het
onderzoek naar de aanwezigheid en/of het meest
waarschijnlijke aantal van thermofiele Campylobacter-
bacterién

NEN 6271:1995 nl

Bacteriologisch onderzoek van water - Bepaling van het
gehalte gemakkelijk Assimileerbaar Organisch Koolstof
(AOC)

NPR 6272:1995 nl

Bacteriologisch onderzoek van water - Toelichting bij de
bepaling van het gehalte gemakkelijk Assimileerbaar
Organisch koolstof (AOC)

NEN 6275:1996 nl

Bacteriologisch onderzoek van water - pH-meting van
bacteriologische media

NEN 6276:1995 nl

Bacteriologisch onderzoek van water - Bepaling van het
koloniegetal op R2A-agar bij 25°C

NPR 6277:2002 nl

Toelichting bij NEN-EN-1SO 9308-1:2000 - Water -
Detectie en telling van Escherichia coli en bacterién van
de coligroep - Deel 1 : Methode met membraanfiltratie
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NEN 6504:1980 nl

Water - Bepaling van de acute toxiciteit met behulp van
Poecilia reticulata

NPR 6505:1994 nl

Water - Het kweken van eencellige algen

NVN 6517:2000 nl

Water - Tellen, determineren en biovolumebepaling van
zodplankton (Cladocera, Copepoda, Rotifera) > 50 um
en het bepalen van de groottestructuur van Daphnia

NEN 6520:2006+C1:2011 nl

Water - Spectrofotometrische bepaling van het gehalte
aan chlorofyl-a

NEN 6520:2006/C1:2011 nl

NEN-EN 858-1:2002 en

13.060.99 - Waterkwaliteit, overige

Water - Spectrofotometrische bepaling van het gehalte
aan chlorofyl-a

Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen
(bijv. olie en benzine) - Deel 1: Ontwerp, eisen en
beproeving, merken en kwaliteitscontrole

NEN-EN 858-1:2002/A1:2004 en

Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen
(bijv. olie en benzine) - Deel 1: Ontwerp, eisen en
beproeving, merken en kwaliteitsconstrole

NEN-EN 16164:2013 en

Water - Richtlijn voor het ontwerp en selectie van
determinatiewerken

NEN-EN-1SO 5667-3:2012 en

CWA 15884:2008 en

13.080.01 - Bodemkwaliteit en bodemkunde, algemeen

Water - Monsterneming - Deel 3: Conservering en
behandeling van watermonsters

Environmental technology verification - Soil and
groundwater site characterization, monitoring and
remediation technologies

CEN/TS 16182:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van
nonylfenolen (NP) en nonylfenol-mono- en diethoxylaten
met behulp van gaschromatografie met massa selectieve
detectie (GC-MS)

NEN-I1SO 11074:2006 en;fr

Bodem - Woordenlijst

NEN-EN-1SO 16133:2011 en

Bodem - Leidraad voor de vaststelling en onderhoud van
bewakingsprogramma's

NEN-EN-1SO 17402:2011 en

Bodem - Richtlijn voor de selectie en toepassing van
methoden voor de beoordeling van biobeschikbaarheid
van verontreinigingen in bodem en bodemmaterialen

NEN-1SO 18589-4:2009 en

Meting van radioactiviteit in het milieu - Bodem - Deel 4:
Meting van plutoniumisotopen (plutonium 238 en
plutonium 239 + 240) met alfaspectrometrie

NEN-1SO 18589-5:2009 en

Meting van radioactiviteit in het milieu - Bodem - Deel 5:
Meting van strontium 90

NEN-1SO 18589-6:2009 en

Meting van radioactiviteit in het milieu - Bodem - Deel 6:
Meting van de totale alfa- en totale beta-activiteit

NEN-EN-1SO 25177:2011 en

Bodem - Bodembeschrijving in het veld

NEN 5707:2003/C1:2006 nl

Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van
asbest in bodem

NEN 5707:2003 nl

Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van
asbest in bodem
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NEN 5725:2009 nl

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van
vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek

NTA 5727:2004 nl

Bodem - Monsterneming en analyse van asbest in
waterbodem en baggerspecie

NEN 6963:2005 nl

Mileu - Ontsluiting met salpeterzuur, waterstoffluoride
en perchloorzuur voor de bepaling van geselecteerde
elementen in vaste stoffen

NTA 8888:2010 nl

NEN-EN 15933:2012 en

13.080.05 - Bodemonderzoek, algemeen

Bepaling van de doorlatendheidscoéfficiént na maximale
aantasting van zouten op bentoniethoudende
afdichtingen in IBC-werken

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
de pH waarde

NEN-EN 15934:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval -
Berekening van het droge stofgehalte door de bepaling
van de droogrest of het watergehalte

NEN-EN 15935:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval -
Bepaling van het gloeiverlies

NEN-EN 15936:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval -
Bepaling van de totale organische koolstof (TOC) door
droge verbranding

NEN-EN 16168:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
stikstof met droge verbrandingsmethode

NEN-EN 16169:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van het
gehalte aan Kjeldahl-stikstof

NEN-EN 16173:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Ontsluiting van in
salpeterzuur oplosbare fracties van elementen

NEN-EN 16174:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Ontsluiting van
fracties van in koningswater oplosbare elementen

NEN-EN 16179:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Richtlijn voor
monstervoorbehandeling

NEN-1SO 10381-1:2003 en

Bodem - Monsterneming - Deel 1: Richtlijn voor het
ontwerp van programma's voor monsterneming

NEN-I1SO 10381-5:2005 en

Bodem - Monsterneming - Deel 5: Leidraad voor
bodemverontreinigingsonderzoek van bebouwde en
industriéle locaties

NEN-ISO 10381-6:2009 en

Bodem - Monsterneming - Deel 6: Richtlijnen voor het
inzamelen, behandelen en opslaan van grond onder
aerobe omstandigheden voor het bepalen van
mircobiologische processen, biomassa en diversiteit in
het laboratorium

NEN-ISO 10381-7:2005 en

Bodem - Monsterneming - Deel 7: Richtlijnen voor
monsterneming van bodemlucht

NEN-1SO 10381-8:2007-11 en

Bodem - Monsterneming - Deel 8: Richtlijn voor
monsterneming van voorraden (corrected en reprinted)

NEN-EN-1SO 12782-1:2012 en

Bodem - Parameters voor geochemische modellering van
uitloging en speciatie van stoffen in grond en materialen
- Deel 1 - Extractie van amorfe ijzeroxiden en -
hydroxiden met ascorbinezuur
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NEN-EN-1SO 12782-2:2012 en

Bodem - Parameters voor geochemische modellering van
uitloging en speciatie van stoffen in grond en materialen
- Deel 2: Extractie van kristallijne ijzeroxiden en -
hydroxiden met dithioniet

NEN-EN-1SO 12782-3:2012 en

Bodem - Parameters voor geochemische modellering van
uitloging en speciatie van stoffen in grond en materialen
- Deel 3: Extractie van aluminium- en ijzer-oxiden en -
hydroxiden met ammoniumoxalaat/oxaalzuur

NEN-EN-1SO 12782-4:2012 en

Bodem - Parameters voor geochemische modellering van
uitloging en speciatie van stoffen in grond en materialen
- Deel 4: Extractie van humusstoffen uit vaste monsters

NEN-EN-1SO 12782-5:2012 en

Bodem - Parameters voor geochemische modellering van
uitloging en speciatie van stoffen in grond en materialen
- Deel 5: Extractie van humusstoffen uit waterige
oplossingen

NEN-EN-1SO 16133:2011 en

Bodem - Leidraad voor de vaststelling en onderhoud van
bewakingsprogramma'’s

NEN-ISO 17616:2008 en

Bodem - Richtlijn voor de keuze en beoordeling van
bioassays voor de ecotoxicologische karakterisering van
bodem en bodemmaterialen

NEN-I1SO 18512:2007 en

Bodem - Richtlijn voor lange en korte termijnopslag van
bodemmonsters

NEN-I1SO 18772:2008 en

Bodem - Richtlijn voor uitloogprocedures voor verdere
chemische en ecotoxicologische beproeving van bodem
en bodemmaterialen

CEN-ISO/TS 21268-1:2009 en

Bodem - Uitloogprocedures voor opeenvolgende
chemische en ecotoxicologische beproeving van bodem
en bodemmaterialen - Deel 1: Partijkeuring met gebruik
van een vloeistof tot vaste stof verhouding van 2 I/kg
droge stof

CEN-1SO/TS 21268-2:2009 en

Bodem - Uitloogprocedures voor opeenvolgende
chemische en ecotoxicologische beproeving van bodem
en bodemmaterialen - Deel 2: Partijkeuring met gebruik
van een vloeistof tot vaste stof verhouding van 10 I/kg
droge stof

CEN-ISO/TS 21268-3:2009 en

Bodem - Uitloogprocedures voor opeenvolgende
chemische en ecotoxicologische beproeving van bodem
en bodemmaterialen - Deel 3: Opwaartse kolomproef

CEN-1SO/TS 21268-4:2009 en

Bodem - Uitloogprocedures voor opeenvolgende
chemische en ecotoxicologische beproeving van bodem
en bodemmaterialen - Deel 4: Invloed van pH op
uitloging met initiéle toevoeging van zuur/base

NEN-EN-1SO 22892:2011 en

Bodem - Richtlijnen voor identificatie van doelstoffen
door gaschromatografie en massaspectrometrie

NEN-EN-1SO 23611-1:2011 en

Bodemkwaliteit - Monsterneming van invertebraten in de
bodem - Deel 1: Handmatige sortering en formaline
extractie van regenwormen

NEN-EN-1SO 23611-2:2011 en

Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem
- Deel 2:Monsterneming en extractie van
microarthopoden (Collembola en Acarina)
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NEN-EN-1SO 23611-3:2011 en

Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem
- Deel 3: Monsterneming en bodemextractie van
enchytraeén

NEN-EN-1SO 23611-4:2011 en

Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem
- Deel 4: Monsterneming, extractie en identificatie van
grondbewonende rondwormen

N 213:1939 nl

Indeeling en benaming van grondmonsters - Methoden
voor onderzoek van zand en grind

NEN 5706:2003 nl

Richtlijnen voor de beschrijving van zintuiglijke
waarnemingen tijdens de uitvoering van milieukundig
bodemonderzoek

NEN 5717:2009 nl

Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van
vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek

NEN 5720:2009 nl

Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van
verkennend onderzoek - Onderzoek naar de
milieuhygiénische kwaliteit van waterbodem en
baggerspecie

NEN 5737:2010 nl

Bodem - Landbodem - Proces van locatiespecifieke
ecologische risicobeoordeling van bodemverontreiniging

NEN 5740:2009 nl

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van
verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de
milieuhygiénische kwaliteit van bodem en grond

NPR 5741:2009 nl

Bodem - Richtlijn voor de keuze en toepassing van
boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond,
sediment en grondwater bij
bodemverontreinigingsonderzoek

NEN 5742:2001 nl

Bodem - Monsterneming van grond en sediment ten
behoeve van de bepaling van metalen, anorganische
verbindingen, matig-viuchtige organische verbindingen
en fysisch-chemische bodemkenmerken

NEN 5743:1995 nl

Bodem - Monsterneming van grond en sediment voor de
bepaling van viuchtige verbindingen

NEN 5744:2011 nl

Bodem - Monsterneming van grondwater

NTA 5755:2010 nl

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van
nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang
van bodemverontreiniging.

NEN 5766:2003 nl

Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van
milieukundig bodemonderzoek

NEN 5861:1999 nl

Milieu - Procedures voor de monsteroverdracht

NEN 5878:2006 nl

Milieu - Onderzoek van fysische en chemische
parameters in onbekende vaste en vloeibare
monstermatrices

NTA 6751:2012 nl

Bodem - Bepaling van de milieubeschikbaarheid van
apolaire organische componenten met behulp van Tenax

13.080.10 - Bodem. Chemische eigenschappen
NEN-EN 15192:2006 en

Karakterisering van afval en bodem - Bepaling van
Chroom(VI) in vaste materialen door alkalische
ontsluiting en ion chromatografie met
spectrofotometrische detectie
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NEN-EN 15308:2008 en

Karakterisering van afval - Bepaling van geselecteerde
polychloorbifenylen (PCB) in vast afval door gebruik van
capillaire gaschromatografie met elektronen-
invangdetectie of massaspectrometrische detectie

NEN-EN 15309:2007 en

Karakterisering van afval en bodem - Bepaling van de
samenstelling van elementen met réntgenfluorescentie

NEN-EN 15936:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval -
Bepaling van de totale organische koolstof (TOC) door
droge verbranding

NEN-EN 16166:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van
adsorbeerbare organisch gebonden halogenen (AOX)

NEN-EN 16167:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van
polychloorbifenylen (PCB'S) door gaschromatografie met
massaselectieve detectie (GC-MS) en gaschromatografie
met elektronenvangstdetectie (GC-ECD)

NEN-EN 16168:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
stikstof met droge verbrandingsmethode

NEN-EN 16169:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van het
gehalte aan Kjeldahl-stikstof

CEN/TS 16170:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
elementen met inductief gekoppeld plasma en optische
emissiespectrometrie (ICP-OES)

CEN/TS 16171:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
elementen met inductief gekoppeld plasma en
massaspectrometrie (ICP-MS)

CEN/TS 16172:2013 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
elementen in koningswater- en salpeterzuurdestruaten -
Grafietoven atomaire absorptiespectrometrie (GFAAS)

NEN-EN 16173:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Ontsluiting van in
salpeterzuur oplosbare fracties van elementen

NEN-EN 16174:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Ontsluiting van
fracties van in koningswater oplosbare elementen

CEN/TS 16175-1:2013 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
het gehalte aan kwik na ontsluiting met koningswater of
salpeterzuur - Deel 1: Koude damp atomaire
absorptiespectrometrie (CVAAS)

CEN/TS 16175-2:2013 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van het
gehalte aan kwik - Deel 2: Koude damp
fluorescentiespectrometrie (CVAFS)

NEN-I1SO 10390:2005 en

Bodem - Bepaling van de pH waarde

NEN-1SO 10693:2004 en

Bodem - Bepaling van het gehalte aan carbonaten -
Volumetrische methode

NEN-EN-1SO 11260:2011 en

Bodem - Bepaling van de effectieve kationen-
uitwisselingscapaciteit en base verzadiging niveau met
behulp van barium chloride-oplossing

NEN-1SO 11264:2007 en

Bodem - Bepaling van herbiciden - HPLC-methode met
UV-detectie

NEN-1SO 12404:2012 en

Bodem - Richtlijn voor de selectie en applicatie van
screeningmethoden
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NEN-EN-1SO 12782-3:2012 en

Bodem - Parameters voor geochemische modellering van
uitloging en speciatie van stoffen in grond en materialen
- Deel 3: Extractie van aluminium- en ijzer-oxiden en -
hydroxiden met ammoniumoxalaat/oxaalzuur

NEN-1SO 12914:2012 en

Bodem - Magnetron-geassisteerde
koningswaterontsluiting voor de bepaling van
geselecteerde elementen

NEN-1SO 14154:2005 en

Bodem - Bepaling van geselecteerde chloorfenolen -
Gaschromatografische methode

NEN-EN-1SO 14254:2011 en

Bodem - Bepaling van het uitwisselbare zuurgehalte van
een bariumchloride-extract

NEN-1SO 14255:2005 en

Bodem - Bepaling van het gehalte aan stikstof,
ammoniumstikstof en totaal oplosbaar stikstof in met
lucht gedroogde bodem met calciumchloride-oplossing
als extractiemiddel

NEN-EN-I1SO 16703:2011 en

Bodem - Bepaling van het gehalte aan minerale olie van
C10 tot C40 door gaschromatografie

NEN-ISO 16772:2004 en

Bodem - Bepaling van het gehalte aan kwik in
koningswater bodemextracten met behulp van atomaire-
absorptiespectrometrie met koude damp of atomaire
fluorescentiespectrometrie met koude damp

NEN-I1SO 17380:2006 en

Bodem - Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en
het gehalte aan vrije cyanide - Continue
doorstroomanalyse methode

NEN-ISO 18287:2006 en

Bodem - Bepaling van polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) - Gaschromatografische methode
met massaspectrometrische detectie (GC-MS)

NEN-1SO 22155:2011 en

Bodem - Gaschromatografische bepaling van vluchtige
aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen en
geselecteerde ethers - Statische 'headspace' methode

NEN-EN-1SO 23161:2011 en

Bodem - Bepaling van geselecteerde
organotinverbindingen - Gaschromatografische methode

NEN 5704:1996 nl

Bodem - Monstervoorbehandeling van grond - Extractie
met een calciumchloride-oplossing (0,01 mol/I)

NEN 5719:1999 nl

Bodem - Voorbehandeling van waterbodemmonsters

NEN 5739:1996 nl

Bodem - Bepaling van het gehalte aan vrij ijzer met
atomaire-absorptiespectrometrie

NEN 5752:1995 nl

Bodem - Bepaling van het gehalte aan carbonaten in
grond - Gravimetrische methode

NEN 5754:2005 nl

Bodem - Bepaling van het gehalte aan organische stof
op massabasis in grond en waterbodem volgens de
gloeiverliesmethode

NEN 5760:1991 nl

Bodem - Bepaling van het gehalte aan arseen in grond
met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie
(hydridegeneratietechniek) na ontsluiting met
salpeterzuur en zoutzuur

NEN 5768:1992 nl

Bodem - Monstervoorbehandeling van grond voor de
bepaling van elementen met atomaire spectrometrie -
Ontsluiting met salpeterzuur en zwavelzuur
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NEN 5776:2006 nl

Bodem - Bepaling van ijzer, aluminium en fosfor in een
ammoniumoxalaat-oxaalzuurextract voor het vaststellen
van de fosfaatverzadiging

NEN 5780:1996 nl

Bodem - Bepaling van de potentiéle kationen-
uitwisselingscapaciteit en uitwisselbare basische
kationen in grond

NEN 5793:2010 nl

Bodem - Bepaling van fosfaat in grond extraheerbaar
met een ammoniumlactaat-azijnzuurbuffer (P-AL)

NEN 6499:2010 nl

Milieu - Koepelnorm voor de bepaling van het gehalte
aan opgeloste en onopgeloste stoffen en droge stof en
de gloeiresten daarvan

NTA 6751:2012 nl

Bodem - Bepaling van de milieubeschikbaarheid van
apolaire organische componenten met behulp van Tenax

NEN 6950:2005 nl

Bodem - Koepelnorm voor de bepaling van
geselecteerde elementen in bodem, waterbodem en
(zuiverings)slib

NEN 6964:2005 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in
water,eluaten en destruaten - Atomaire
absorptiespectrometrie met grafietoventechniek

NEN 6964:2005/C1:2006 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in
water,eluaten en destruaten - Atomaire
absorptiespectrometrie met grafietoventechniek

NEN 6965:2005/C1:2006 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire bsorptiespectrometrie
met vlamtechniek

NEN 6965:2005 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire-absorptiespectrometrie
met vlamtechniek

NEN 6966:2005 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire emissiespectrometrie
met inductief gekoppeld plasma

NEN 6966:2005/C1:2006 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire-emissie-spectrometrie
met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES)

NEN 6970:2008/A1:2012 nl

Koepelnorm voor de bepaling van organische
componenten in grond, waterbodem en bouwstof
(grond)

NEN 6970:2008 nl

Koepelnorm voor de bepaling van organische
componenten in grond, waterbodem en bouwstof
(grond)

NEN 6971:2008/C1:2010 nl

Bodem - Acetonextractie voor de bepaling van
organische componenten

NEN 6971:2008+C1:2010 nl

Bodem - Acetonextractie voor de bepaling van
organische componenten

NEN 6972:2008 nl

Bodem - Aceton/petroleumetherextractie voor de
bepaling van organische componenten

NEN 6972:2008/A1:2012 nl

Bodem - Aceton/petroleumetherextractie voor de
bepaling van organische componenten

NEN 6973:2008 nl

Bodem - Methanolextractie voor de bepaling van
organische componenten
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NEN 6974:2008+C1:2010 nl Bodem - Zuivering met aluminiumoxide voor de bepaling
van organische componenten

NEN 6974:2008/C1:2010 nl Bodem - Zuivering met aluminiumoxide voor de bepaling
van organische componenten

NEN 6975:2008/A1:2012 nl Bodem - Zuivering met Florisil voor de bepaling van
organische componenten

NEN 6975:2008 nl Bodem - Zuivering met Florisil voor de bepaling van
organische componenten

NEN 6976:2008 nl Bodem - Zuivering met vastefase-extractie voor de
bepaling van organische componenten

NEN 6977:2008/C1:2010 nl Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) met
hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC)

NEN 6977:2008+C1:2010 nl Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) met
hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC)

NEN 6978:2008 nl Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
minerale olie met gaschromatografie

NEN 6978:2008/A1:2012 nl Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
minerale olie met gaschromatografie

NEN 6979:2008 nl Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX)

NEN 6980:2008+C1:2010 nl Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan

organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB),
polychloorbifenylen (PCB) en matig-viuchtige
chloorbenzenen met gaschromatografie

NEN 6980:2008+C1:2010/C2:2011 |Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
nl organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB),
polychloorbifenylen (PCB) en matig-viuchtige
chloorbenzenen met gaschromatografie

NEN 6980:2008+C1:2010+C2:2011|Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
nl organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB),
polychloorbifenylen (PCB) en matig-vluchtige
chloorbenzenen met gaschromatografie

NEN 6980:2008/C1:2010 nl Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB),
polychloorbifenylen (PCB) en matig-vluchtige
chloorbenzenen met gaschromatografie

NEN 6981:2008 nl Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
vluchtige aromatische koolwaterstoffen (VAK) en
vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen met
gaschromatografie

NVN 6982:2008 nl Bodem en water - Voorbehandeling en extractie van
monsters voor de bepaling van matig-vluchtige
organische verbindingen met GC-MS

NVN 6983:2008 nl Bodem en water - Bepaling van vluchtige organische
verbindingen met GC-MS

NVN 6984:2008 nl Bodem en water - Bepaling van matig vluchtige
organische verbindingen in extracten van monsters met
GC-MS




Document Taal Titel

NVN 7392:2013 nl

13.080.20 - Bodem. Fysische eigens
NEN-EN 15933:2012 en

Bepaling van reactieve en niet-reactieve organische
koolstof of reactieve en niet-reactieve organische stof -
Vaste grond- en steenachtige materialen en afvalstoffen

chappen

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
de pH waarde

NEN-EN 15934:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval -
Berekening van het droge stofgehalte door de bepaling
van de droogrest of het watergehalte

NEN-EN 15935:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval -
Bepaling van het gloeiverlies

NPR-CEN-1SO/TS 17892-1:2006 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 1: Bepaling van het
watergehalte

NPR-CEN-1SO/TS 17892-2:2004 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 2: Bepaling van de
dichtheid van fijn korrelige grond

NPR-CEN-1SO/TS 17892-3:2004 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 3: Bepaling van de
dichtheid van vaste (grond)delen - Pycnometermethode

NPR-CEN-ISO/TS 17892-4:2004 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 4: Bepaling van de
korrelgrootte verdeling

NPR-CEN-1SO/TS 17892-5:2004 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 5: Eén-dimensionale
samendrukkingsproef

NPR-CEN-ISO/TS 17892-7:2004 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 7:
Samendrukkingsproef op een vrijstaand monster van
fijnkorrelige grond

NPR-CEN-1SO/TS 17892-8:2004 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 8: Ongeconsolideerde,
ongedraineerde traxiaal proef

NPR-CEN-1SO/TS 17892-9:2004 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 9: Geconsolideerde
traxiaal proeven op waterverzadigde grond

NPR-CEN-1SO/TS 17892-10:2004
en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 10: Directe
afschuifproef

NPR-CEN-ISO/TS 17892-11:2004
en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 11: Bepaling van de
doorlatendheid met de "constant-head" en de "falling-
head" methode

NPR-CEN-1SO/TS 17892-12:2004
en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 12: Bepaling van
Atterbergse grenzen

NEN-EN-1SO 16720:2007 en

Bodem - Voorbehandeling van monsters door

vriesdrogen voor daaropvolgende analyse
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NEN-EN-1SO 23470:2011 en Bodem - Bepaling van de effective kationen-
uitwisselingscapaciteit (CEC) en uitwisselbare kationen
met behulp van een hexamminecobalt trichloride

oplossing

NEN 5110:2001 nl Geotechniek - Bepaling van de volumieke massa van
grond in het laboratorium - Steekringmethode

NEN 5749:1991 nl Bodem - Bepaling van de soortelijke elektrische geleiding
in grond

NEN 5753:2006+C1:2009 nl Bodem - Bepaling van het lutumgehalte en de

korrelgrootteverdeling in grond en waterbodem met
behulp van zeef en pipet

NEN 5753:2006/C1:2009 nl Bodem - Bepaling van het lutumgehalte en de
korrelgrootteverdeling in grond en waterbodem met
behulp van zeef en pipet

NEN 5766:2003 nl Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van
milieukundig bodemonderzoek

NEN 5773:1990 nl Bodem - Bepaling van de soortelijke weerstand met
behulp van geo-elektrische metingen

NEN 5774:1990 nl Bodem - Bepaling van de soortelijke weerstand met
behulp van elektromagnetische weerstandsmetingen

NEN 5781:1992 nl Bodem - Onverzadigde zone - Gravimetrische bepaling
van het watergehalte en de droge volumieke massa van
grond

NEN 5782:1991 nl Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van het

watergehalte met een neutronendieptesonde

NEN 5783:1991 nl Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de
drukhoogte met behulp van een tensiometer

NEN 5784:1991 nl Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van het
watergehalte met een gammadieptesonde

NEN 5785:1991 nl Bodem - Onverzadigde zone - In-situbepaling van de
waterretentiekarakteristiek

NEN 5786:1991 nl Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de
waterretentiekarakteristiek - Onderdrukmethode tot h= -
200 cm - Bepaling met een poreuze plaat in combinatie
met een buret

NEN 5787:1994 nl Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de
waterretentiekarakteristiek tot h = -500 cm -
Onderdrukmethode - Gravimetrische
laboratoriumbepaling

NEN 5788:1994 nl Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de
waterretentiekarakteristiek van h = -500 tot h = -20000
cm - Overdrukmethode - Gravimetrische
laboratoriumbepaling met een pers

NEN 5789:1991 nl Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de
verzadigde waterdoorlatendheid

NVN 5790:1996 nl Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de
waterdoorlatendheidskarakteristiek met een infiltrometer




Document Taal Titel

NEN 5791:1995 nl

Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de
onverzadigde waterdoorlatendheidskarakteristiek en de
waterretentiekarakteristiek met de verdampingsmethode
volgens Wind

NPR 5792:1997 nl

NPR-CEN/TR 15214-1:2006 en

Bodem - Onverzadigde zone - Toelichting bij het
onderzoek naar de fysische eigenschappen in de
onverzadigde zone

13.080.30 - Bodem. Biologische eigenschappen

Karakterisering van slib - Detectie en telling van
Escherichia coli in slib, grond, bodemverbeterende
middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 1:
Membraanfiltratiemethode voor telling

NPR-CEN/TR 15214-2:2006 en

Karakterisering van slib - Detectie en telling van
Escherichia coli in slib, grond, bodemverbeterende
middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 2:
Geminiaturiseerde methode (meest waarschijnlijke
aantal) door enting in een vloeibaar medium

NPR-CEN/TR 15214-3:2006 en

Karakterisering van slib - Detectie en telling van
Escherichia coli in slib, grond, bodemverbeterende
middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 3:
Macromethode (meest waarschijnlijke aantal) in een
vloeibaar medium

CEN/TR 15215-1:2006 en

Karakterisering van slib - Detectie en telling van
Salmonella spp. in slib, grond, bodemverbeterende
middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 1:
Membraanfiltratiemethode voor kwantitatieve
resuscitatie van subletaal beschadigde bacterién (om de
doeltreffendheid van behandelingsmethoden te staven in
logaritmische afneming)

CEN/TR 15215-2:2006 en

Karakterisering van slib - Detectie en telling van
Salmonella spp. in slib, grond, bodemverbeterende
middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 2: Vloeibare
-ophopingsmethode in een seleniet-cystine medium
gevolgd door Rappaport-Vassiliadis voor semi-
kwantitatieve bepaling van het meest waarschijnlijke
aantal (MPN)

CEN/TR 15215-3:2006 en

Karakterisering van slib - Detectie en telling van
Salmonella spp. in slib, grond, bodemverbeterende
middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 3:
Aanwezig/afwezig-methode door vloeistofophoping in
een pepton-novobiocine medium gevolgd door
Rappaport-Vassiliadis

NEN-ISO 11267:1999 en

Bodem - Remming van de reproductie van Collembola
(Folsomia candida) door bodemverontreinigingen

NEN-1SO 11268-1:2012 en;fr

Bodem - Effecten van verontreinigingen op
regenwormen - Deel 1: Bepaling van de acute toxiciteit
voor Eisenia fetida/Eisenia andrei

NEN-1SO 11268-2:2012 en;fr

Bodem - Effecten van verontreinigingen op
regenwormen - Deel 2: Bepaling van effecten op de
voortplanting van Eisenia fetida/Eisenia andrei
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NEN-1SO 11268-3:1999 en

Bodem - Effecten van verontreinigingen op
regenwormen - Deel 3: Leidraad voor de bepaling van
effecten in veldsituaties

NEN-EN-1SO 11269-1:2012 en

Bodemkwaliteit - Bepaling van de invloed van
verontreinigingen op de bodemflora - Deel 1: Methode
voor de bepaling van de remming van de wortelgroei

NEN-1SO 11269-2:2012 en

Bodemkwaliteit - Bepaling van de invloed van
verontreinigingen op de bodemflora - Deel 2: Invloed
van chemicalién op de kieming en de groei van hogere
plantsoorten

NEN-I1SO 14238:1997 en

Bodemkwaliteit - Biologische methoden - Bepaling van
de mineralisatie en nitrificatie en de invloed van
stikstofchemicalién op deze processen

NEN-1SO 14239:1997 en

Bodemkwaliteit - Laboratoriumincubatiesystemen voor
de bepaling van demineralisatie van organische
chemicalién onder aérobe omstandigheden

NEN-EN-1SO 14240-1:2011 en

Bodem - Bepaling van microbiéle bodembiomassa - Deel
1: Substraat-geinduceerde respiratiemethode

NEN-EN-1SO 14240-2:2011 en

Bodem - Bepaling van microbiéle bodembiomassa - Deel
2: Fumigatie-extractiemethode

NEN-1SO 15473:2002 en

Bodem - Leidraad voor laboratoriumbeproeving van
biodegradatie van organische chemicalién in bodem
onder anaérobe omstandigheden

NEN-ISO 15685:2012 en

Bodem - Bepaling van de potentiéle nitrificatie en
remming van de nitrificatie - Snelle test door
ammoniumoxidatie

NEN-EN-1SO 15952:2011 en

Bodem - Effecten van verontreiniging op juveniele
landslakken (Helicidae) - Bepaling van de effecten van
bodemverontreiniging op de groei

NEN-EN-1SO 16072:2011 en

Bodem - Laboratoriummethoden voor de bepaling van
microbiologische bodemrespiratie

NEN-ISO 16387:2004 en

Bodemkwaliteit - Effecten van verontreinigingen op
Enchytraeidae (Enchytraeus sp.potwormen ) - Bepaling
van de effecten op de voortplanting en overleving

NEN-1SO 17126:2005 en

Bodem - Bepaling van de effecten van verontreiniging op
bodemflora - Proef voor het opkomen van sla-zaailingen
( Lectuca sativa L.)

NEN-I1SO 17512-1:2009 en

Bodem - Vermijdingsproef voor het bepalen van de
bodemkwaliteit en van het effect van chemicalién op
gedrag - Deel 1: Proef met regenwormen (Eisenia fetida
and Eisenia andrei)

NEN-1SO 17512-2:2011 en

Bodem - Vermijdingsproef voor het bepalen van de
bodemkwaliteit en van het effect van chemicalién op
gedrag - Deel 2: Proef met collembolans (Folsomia
candida)

NEN-EN-1SO 20963:2011 en

Bodem - Effecten van verontreinigingen op
insectenlarven (Oxythyrea funesta) - Bepaling van de
acute toxiciteit

NEN-EN-1SO 22030:2011 en

Bodem - Biologische methoden - Chronische toxiciteit in
hogere planten
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NEN-EN-1SO 23611-1:2011 en Bodemkwaliteit - Monsterneming van invertebraten in de
bodem - Deel 1: Handmatige sortering en formaline
extractie van regenwormen

NEN-EN-1SO 23611-2:2011 en Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem
- Deel 2:Monsterneming en extractie van
microarthopoden (Collembola en Acarina)

NEN-EN-1SO 23611-3:2011 en Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem
- Deel 3: Monsterneming en bodemextractie van
enchytraeén

NEN-EN-1SO 23611-4:2011 en Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem

- Deel 4: Monsterneming, extractie en identificatie van
grondbewonende rondwormen

NEN-EN-1SO 23753-1:2011 en Bodem - Bepaling van de dehydrogenase activiteit in
bodem - Deel 1: Methode met gebruik van
triphenyltetrazolium chloride (TTC)

NEN-EN-1SO 23753-2:2011 en Bodem - Bepaling van de dehydrogenase activiteit in
bodem - Deel 2: Methode met gebruik van
iodotetrazolium chloride (INT)

NPR-ISO/TS 29843-1:2010 en Bodemkwaliteit - Bepaling van microbiéle
bodembiomassa - Deel 1: Bepaling van fosfolipiden
vetzuur analyse (PLFA) en fosfolipiden ether lipiden
(PLEL) analyse

NEN 5796:1989 nl Bodem - Bepaling van de urease-activiteit

13.080.40 - Bodem. Hydrologische eigenschappen

NEN-EN-1SO 15175:2011 en Bodem - Karakterisering van bodem in relatie tot
bescherming van het grondwater

NEN-EN-1SO 22282-1:2012 en Geotechnisch onderzoek en beproeving -
Geohydrologische beproeving - Deel 1 : Algemene regels

NEN-EN-1SO 22282-2:2012 en Geotechnisch onderzoek en beproeving -

Geohydrologische beproeving - Deel 2:
Waterdoorlatendheidsproef in een boorgat met
gebruikmaking van open systemen

NEN-EN-1SO 22282-3:2012 en Geotechnisch onderzoek en beproeving -
Geohydrologische beproeving - Deel 3: Waterdrukproef
in gesteente

NEN 5766:2003 nl Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van
milieukundig bodemonderzoek

NEN 5782:1991 nl Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van het
watergehalte met een neutronendieptesonde

NEN 5783:1991 nl Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de
drukhoogte met behulp van een tensiometer

NEN 5784:1991 nl Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van het
watergehalte met een gammadieptesonde

NEN 5785:1991 nl Bodem - Onverzadigde zone - In-situbepaling van de
waterretentiekarakteristiek

NEN 5786:1991 nl Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de
waterretentiekarakteristiek - Onderdrukmethode tot h= -
200 cm - Bepaling met een poreuze plaat in combinatie
met een buret
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NEN 5787:1994 nl

Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de
waterretentiekarakteristiek tot h = -500 cm -
Onderdrukmethode - Gravimetrische
laboratoriumbepaling

NEN 5788:1994 nl

Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de
waterretentiekarakteristiek van h = -500 tot h = -20000
cm - Overdrukmethode - Gravimetrische
laboratoriumbepaling met een pers

NEN 5789:1991 nl

Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de
verzadigde waterdoorlatendheid

NVN 5790:1996 nl

Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de
waterdoorlatendheidskarakteristiek met een infiltrometer

NEN 5791:1995 nl

Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de
onverzadigde waterdoorlatendheidskarakteristiek en de
waterretentiekarakteristiek met de verdampingsmethode
volgens Wind

NTA 8017:2008 nl

CEN/TR 13983:2005 en

Monsterneming van grondwater ten behoeve van de
monitoring van grondwaterkwaliteit

13.080.99 - Bodemkwaliteit, overige

Karakterisering van slib - Leidraad voor toepassing van
slib bij de ontginning van land

NEN-1SO 15799:2003 en

Bodem - Leidraad voor de ecotoxicologische
karakterisering van bodems en bodemmaterialen

NEN-ISO 15800:2004 en

Bodem - Karakterisering van bodem met betrekking tot
blootstelling van het menselijke lichaam

NEN-EN-1SO 19258:2011 en

Bodem - Leidraad voor de bepaling van achtergrond
waarden

13.220.01 - Bescherming tegen brand, algemeen
NEN-EN 2:1994 nl

Brandklassen

NEN-EN 2:1994 en

Brandklassen

NEN-EN 2:1994/A1:2004 en

Brandklassen

NEN-EN 12101-7:2011 en

Installaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 7:
Rookkanaalsecties

NEN-EN 13478:2002+A1:2008 en

Veiligheid van machines - Brandpreventie en -beveiliging

NPR-IEC/TS 60695-1-20:2008 en

Brandbaarheid van elektrotechnische producten - Deel 1-
20:Richtlijnen voor het bepalen van de brandbaarheid
van elektrotechnische producten - Ontvlambaarheid -
Algemene richtlijn

NPR-IEC/TS 60695-1-40:2003 en;fr

Brandbaarheid van elektrotechnische producten - Deel 1-
40: Leidraad voor de beoordeling van elektrotechnische
producten - Isolerende vloeistoffen

NPR-ISO/TS 13571:2002 en

Levensbedreigende componenten bij brand - Leidraad
voor de bepaling van beschikbare tijd voor het vluchten
bij brand

NEN-EN-1SO 13943:2010 en

Brandveiligheid - Woordenlijst

NEN-1SO 16732-1:2012 en

Brandveiligheid - Richtlijnen voor de risicobeoordeling
van brand - Deel 1: Algemeen

91



Document Taal Titel

NEN-I1SO 16734:2006 en

Fire safety engineering - Eisen voor de toepassing van
algebraische formules - Brandrookpluimen

NEN-1SO 16736:2006 en

Fire safety engineering - Eisen voor de toepassing van
algebraisch formules - Plafondstraalstromen

NEN-I1SO 16737:2012 en

Fire safety engineering - Eisen voor de toepassing van
algebraische formules - Ventilatiestromen

NPR-ISO/TR 16738:2009 en

Brandveiligheidstechniek - Technische informatie van
methode voor de beproeving en beweging van mensen

NEN-1SO 19706:2011 en

Richtlijnen voor het beoordelen van brandgevaar voor
mensen

NEN-1SO 23932:2009 en

Brandveiligheidstechniek - Algemene principes

NPR-1SO/TS 24679:2011 en

Brandveiligheidstechniek - Bepaling van de structuren bij
brand

NEN-1SO 26367-1:2011 en

Richtlijnen voor het beoordelen van de voor het milieu
nadelige invioeden van wegstromende blusmiddelen -
Deel 1: Basisprincipes

NEN 1413:2011 nl

Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige
tekeningen en in schema’s

NEN 6050:2009 nl

Ontwerpvoorwaarden voor brandveilig werken aan
daken - Gesloten dakbedekkingssystemen

NEN 6058:2012 nl

Bepaling van de warmtestralingsbelasting ten gevolge
van een brand in een in de buitenlucht gelegen
houtopslag

NPR 6059:2009 nl

Brandscan bouwwerken

NEN 8020-41:2012 nl

NEN-EN 3-3:1994 en

(Brand)veiligheid van tenten

13.220.10 - Bestrijden van brand

Brandbestrijding - Draagbare blustoestellen - Deel 3:
Construktie, drukbestandheid, mechanische
beproevingen

NEN-EN 3-7:2004+A1:2007 nl

Draagbare blustoestellen - Deel 7: Eigenschappen,
prestatie-eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 3-7:2004+A1:2007 en

Draagbare blustoestellen - Deel 7: Eigenschappen,
prestatie-eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 3-8:2007 en

Draagbare brandblustoestellen - Deel 8: Aanvullende
eisen aan EN 3-7 voor de constructie, drukvastheid en
mechanische beproevingen voor blustoestellen met een
maximum toegestane druk gelijk aan of lager dan 30 bar

NEN-EN 3-8:2007/C1:2007 en

Draagbare brandblustoestellen - Deel 8: Aanvullende
eisen aan EN 3-7 voor de constructie, drukvastheid en
mechanische beproevingen voor blustoestellen met een
maximum toegestane druk gelijk aan of lager dan 30 bar

NEN-EN 3-9:2007 en

Draagbare blustoestellen - Deel 9: Aanvullende eisen op
EN 3-7 voor drukweerstand van CO2 toestellen

NEN-EN 3-9:2007/C1:2007 en

Draagbare blustoestellen - Deel 9: Aanvullende eisen op
EN 3-7 voor drukweerstand van CO2 toestellen

NEN-EN 3-10:2009 en

Draagbare blustoestellen - Deel 10: Voorwaarden voor
de beoordeling van de keuring van een draagbaar
blustoestel volgens EN 3-7
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NEN-EN 443:2008 en

Brandweerhelmen voor gebruik in gebouwen en andere
constructies

NEN-EN 615:2009 en

Brandbeveiliging - Blusmiddelen - Eisen voor bluspoeder
(met uitzondering van bluspoeder voor brandklasse D)

NEN-EN 671-1:2012 en

Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel
1: Brandslanghaspels met vormvaste slang

NEN-EN 671-2:2012 en

Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel
2: Brandslangsystemen met plat-oprolbare slang

NEN-EN 671-3:2009 en

Vaste brandblusinstallaties - Slangsystemen - Deel 3:
Onderhoud van slanghaspels met vormvaste slang en
slangsystemen met plat-oprolbare slang

NEN-EN 671-3:2009 nl

Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel
3: Onderhoud van brandslanghaspels met vormvaste
slang en brandslangsystemen met plat-oprolbare slang

NEN-EN 694:2001+A1:2007 en

Brandslangen - Vormvaste slangen voor vaste
brandblusinstallaties

NEN-EN 702:1995 en

Beschermende kleding - Bescherming tegen hitte en
vuur - Beproevingsmethoden:Bepaling van de
geleidbaarheid voor contactwarmte van beschermende
kleding of daarvoor bestemde materialen

NEN-EN 1028-1:2002+A1:2008 en

Brandweerpompen - Deel 1: Centrifugaalpompen met
aanzuiginrichting - Deel 1: Classificatie - Algemene en
veiligheidseisen

NEN-EN 1028-2:2002+A1:2008 en

Brandweerpompen - Centrifugaalpompen met
ontluchtingsinrichting - Deel 2: Verificatie van algemene
en veiligheidseisen

NEN-EN 1147:2010 en

Draagbare ladders voor de brandweer

NEN-EN 1486:2007 en

Beschermende kleding voor brandweerlieden -
Beproevingsmethoden en eisen voor reflecterende
kleding voor gespecialiseerde brandbestrijding

NEN-EN 1568-1:2008 en

Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 1: Specificatie
voor schuimconcentraten met gemiddelde expansie voor
gebruik op vloeistoffen die niet met water mengbaar zijn

NEN-EN 1568-1:2008/C1:2010 en

Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 1: Specificatie
voor schuimconcentraten met gemiddelde expansie voor
gebruik op vloeistoffen die niet met water mengbaar zijn

NEN-EN 1568-2:2008 en

Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 2: Specificatie
voor schuimconcentraten met grote expansie voor
gebruik op vloeistoffen die niet met water mengbaar zijn

NEN-EN 1568-2:2008/C1:2010 en

Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 2: Specificatie
voor schuimconcentraten met grote expansie voor
gebruik op vloeistoffen die niet met water mengbaar zijn

NEN-EN 1568-3:2008 en

Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 3: Specificatie
voor schuimconcentraten met lage expansie voor
gebruik op vloeistoffen die niet met water mengbaar zijn

NEN-EN 1568-3:2008/C1:2010 en

Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 3: Specificatie
voor schuimconcentraten met lage expansie voor
gebruik op vloeistoffen die niet met water mengbaar zijn
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NEN-EN 1568-4:2008 en

Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 4: Specificatie
voor schuimconcentraten met lage expansie voor
gebruik op vloeistoffen die met water mengbaar zijn

NEN-EN 1568-4:2008/C1:2010 en

Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 4: Specificatie
voor schuimconcentraten met lage expansie voor
gebruik op vloeistoffen die met water mengbaar zijn

NEN-EN 1777:2010 en

Hydraulische hoogwerkers (HPs) voor de brandweer en
reddingsvoertuigen - Veiligheidseisen en beproeving

NEN-EN 1846-1:2011 en

Brandweer- en reddingsvoertuigen - Deel 1:
Terminologie en aanduiding

NEN-EN 1846-2:2009 en

Brandweer- en reddingsvoertuigen - Deel 2: Algemene
eisen - Veiligheid en prestatie

NEN-EN 1846-3:2003+A1:2008 en

Brandweer- en reddingsvoertuigen - Deel 3: Permanent
geinstalleerd materiaal - Veiligheid en prestatie

NEN-EN 1866:2006 en

Verrijdbare blustoestellen

NEN-EN 1866-1:2007 en

Verrijdbare blustoestellen - Deel 1: Eigenschappen,
prestatie en beproevingsmethoden

NEN-EN 1869:1997 en

Blusdekens

NEN-EN 1947:2002+A1:2007 en

Brandslangen - Half flexibele persslangen en
slangassemblages voor pompen en voertuigen

NEN-EN 4649:2009 en

Aerospace series - Handheld fire extinguishers with
synthesis gases, for aircraft use - Technical specification
and qualification conditions

NEN-EN 12065:1997 en

Installaties en uitrusting voor vloeibaar aardgas -
Beproeving op de geschiktheid van schuimconcentraten
voor de bereiding van schuim met gemiddelde expansie
en schuim met grote expansie, en bluspoeder gebruikt
voor de bestrijding van branden van vloeibaar (LNG)
aardgas

NEN-EN 12094-6:2006 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 6: Eisen en
beproevingsmethoden voor niet-elektrische
blokkeerinrichtingen

NEN-EN 12094-7:2001/A1:2005 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor CO2
systemen - Deel 7: Eisen en beproevingsmethoden voor
afblaasmonden

NEN-EN 12094-7:2001 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor CO2-
systemen - Deel 7: Eisen en beproevingsmethoden voor
afblaasmonden

NEN-EN 12094-13:2001 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 13: Eisen en
beproevingsmethoden voor terugslagkleppen en
keerkleppen

NEN-EN 12094-13:2001/C1:2002
en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 13: Eisen en
beproevingsmethoden voor terugslagkleppen en
keerkleppen

NEN-EN 12416-1:2001+A2:2007 en

Vaste brandblusinstallaties - Poedersystemen - Deel 1:
Eisen en beproevingsmethoden voor systemen en
onderdelen
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NEN-EN 13204:2004+A1:2012 en

Dubbelwerkende hydraulische reddingsapparatuur voor
de brandweer en de reddingsdienst - Eisen voor
veiligheid en prestatie

NEN-EN 13731:2007 en

Hefzaksystemen voor brandweer en reddingsdiensten -
Veiligheids- en prestatie-eisen

NEN-EN 13911:2004 en

Beschermende kleding voor brandweerlieden - Eisen en
beproevingsmethoden voor brandweerkappen voor
brandweerlieden

NPR-CR 13934:2000 en;fr;de

Interpretatiedocument over EN 3 draagbare
blustoestellen

NEN-EN 14043:2005+A1:2009 en

Hoogwerkers voor brandweergebruik - Autoladders met
gecombineerde bewegingen - Veiligheids- en prestatie-
eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14044:2005+A1:2009 en

Hoogwerkers voor brandweergebruik - Autoladders met
sequentiéle bewegingen - Veiligheids-, prestatie-eisen
en beproevingsmethoden

NEN-EN 14339:2005 en

Ondergrondse brandkranen

NEN-EN 14384:2005 en

Brandkranen

NEN-EN 14466:2005+A1:2008 en

Brandweerpompen - Draagbare pompen - Veiligheid en
prestatie-eisen, beproevingen

NEN-EN 14540:2004+A1:2007 en

Brandslangen - Niet-doorlatende, plat-oprolbare slangen
voor vaste brandblusinstallaties

NEN-EN 14710-1:2005+A2:2009 en

Brandweerpompen - Centrifugaalpompen zonder
ontluchtingsinrichting - Deel 1: Classificatie, algemene
en veiligheidseisen

NEN-EN 14710-2:2005+A2:2009 en

Brandweerpompen - Centrifugaalpompen zonder
ontluchtingsinrichting - Deel 2: Verificatie van algemene
en veiligheidseisen

NPR-CEN/TS 14816:2008 en

Vaste brandblusinstallaties - Watersproeisystemen -
Ontwerp, installatie en onderhoud

NPR-CEN/TR 14922:2005 nl

Draagbare blustoestellen - Model laboratorium - Rapport
in overeenkomst met EN 3-7

NPR-CEN/TR 14922:2005 en

Draagbare blustoestellen - Model laboratorium - Rapport
in overeenkomst met EN 3-7

NEN-EN 15004-1:2008 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 1:
Ontwerp, installatie en onderhoud

NEN-EN 15004-2:2008 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgasystemen - Deel
2:Fysische eigenschappen en systeemontwerp voor
blusgassystemen voor blusmiddel FK-5-1-12

NEN-EN 15004-3:2008 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 3:
Fysische eigenchappen en systeemontwerp voor
blusgassystemen voor blusmiddel HCFC mengsel A

NEN-EN 15004-4:2008 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 4:
Fysische eigenschappen en systeemontwerp voor
blusgassystemen voor blusmiddel HFC 125

NEN-EN 15004-5:2008 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 5:
Fysische eigenschappen en systeemontwerp voor
blusgassystemen voor blusmiddel HFC 227ea
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NEN-EN 15004-6:2008 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 6:
Fysische eigenschappen en systeemontwerp voor
blusgassystemen voor blusmiddel HFC 23

NEN-EN 15004-7:2008 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 7:
Fysische eigenschappen en systeemontwerp voor
blusgassystemen voor blusmiddel 1G-01

NEN-EN 15004-8:2008 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 8:
Fysische eigenschappen en systeemontwerp voor
blusgassystemen voor blusmiddel 1G-100

NEN-EN 15004-9:2008 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 9:
Fysische eigenschappen en systeemontwerp voor
blusgassystemen voor blusmiddel 1G-55

NEN-EN 15004-10:2008 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 10:
Fysische eigenschappen en systeemontwerp voor
blusgassystemen voor blusmiddel 1G-541

NEN-EN 15182-1:2007+A1:2009 en

Niet-vast opgestelde straalpijpen voor brandweergebruik
- Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 15182-2:2007+A1:2009 en

Niet-vast opgestelde straalpijpen voor brandweergebruik
- Deel 2: Combinatie straalpijpen PN 16

NEN-EN 15182-3:2007+A1:2009 en

Niet-vast opgestelde straalpijpen voor brandweergebruik
- Deel 3: Straalpijpen PN 16 met volstraal en/of één vast
ingestelde straalhoek

NEN-EN 15182-4:2007+A1:2009 en

Niet-vast opgestelde straalpijpen voor brandweergebruik
- Deel 4: Hogedruk straalpijpen PN 40

NPR-CEN/TR 15276-1:2009 en

Vaste brandblusinstallaties - Aerosol blussystemen - Deel
1: Eisen en beproevingsmethoden voor onderdelen

NPR-CEN/TR 15276-2:2009 en

Vaste brandblusinstallaties - Aerosol blussystemen - Deel
2: Ontwerp, installatie en onderhoud

NPR-CEN/TR 15642:2011 en

Eenduidige beproevingsprocedures voor de testen
genoemd in EN 3-7:2004+A1:2007

NEN-EN 15767-1:2009 en

Draagbare materieel voor blustoestellen aangevoerd
door brandweerpompen - Draagbare monitors - Deel 1:
Draagbare monitorsamenstellen - Algemene eisen

NEN-EN 15767-2:2009 en

Draagbare materieel voor blustoestellen aangevoerd
door brandweerpompen - Draagbare monitors - Deel 2:
Waterverstuivers

NEN-EN 15767-3:2010 en

Draagbaar materieel voor blustoestellen aangevoerd
door brandweerpompen - Draagbare monitors - Deel 3:
Schuimapparatuur

NEN-EN 15889:2011 en

Branweerslangen - Beproevingsmethoden

NPR-CEN/TS 15989:2010 en

Brandweerwagens en uitrusting - Symbolen voor
bedieningpanelen en andere beeldschermen en
afleesinstrumenten

NPR-CEN/TR 16099:2010 en

Brandweeruitrusting - samenvatting van waterdruk
genoemd in gepubliceerde CEN/TC 192 normen

NEN-EN-IEC 60352-8:2011 en

Soldeervrije verbindingen - Deel 8: Bevestiging onder
druk aangebracht - Algemene eisen,
beproevingsmethoden en praktische richtlijn
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NEN-1SO 3500:2005 en

Gasflessen - Naadloze stalen CO2 flessen voor vaste
brandblusinstallaties op schepen

NEN-1SO 3500:2005/A1:2010 en

Gasflessen - Naadloze stalen CO2 flessen voor vaste
brandblusinstallaties op schepen

NEN-EN-1SO 5923:2012 en

Apparatuur voor brandbestrijding en brandbeveiliging -
Blusmiddelen - Kooldioxide

NEN-I1SO 6183:2009-09 en

Brandbeschermingsmiddelen - Koolstofdioxide
blussystemen voor gebruik binnen bedrijfgebouwen -
Ontwerp en installatie (Corrected and Reprinted)

NEN-ISO 7076-1:2012 en

Brandbescherming - Schuimblussystemen - Deel 1:
Schuim doseerapparatuur

NEN-ISO 7076-2:2012 en

Brandveiligheid - Schuimblussystemen - Deel 2:
Apparatuur voor blusschuim met lage expansie

NEN-ISO 7201-1:1994 en

Brandbestrijding - Blusmiddelen -
Halogeenkoolwaterstoffen - Deel 1: Specificaties voor
halon 1211 en halon 1301

NEN-I1SO 7201-2:1994 en

Brandbestrijding - Blusmiddelen -
Halogeenkoolwaterstoffen - Deel 2: Praktijkrichtlijn voor
het veilig omgaan met de overdrachtprocedures

NEN-1SO 7203-1:2011 en

Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 1: Specificatie
voor schuimconcentraten met lage expansie die met
water mengbaar zijn

NEN-ISO 7203-2:2011 en

Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 2: Specificatie
voor schuimconcentraten met gemiddelde en hoge
expansie voor top toepassing op vloeistoffen die niet
met water mengbaar zijn

NEN-ISO 7203-3:2011 en

Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 3: Specificatie
voor schuimconcentraten met lage expansie voor
gebruik op vloeistoffen die met water mengbaar zijn

NPR-ISO/TS 12854:2009 en

Blusgasinstallaties - Fysische eigenschappen en
systeemontwerp - Factoren bij afschilfering voor klasse B
brandstoffen anders dan heptaan

NPR-I1SO/TS 13075:2009 en

Blusgasinstallaties - Blusinstallaties - Bepaling van de
stroomberekening, verificatie en beproeving

NEN-1SO 14520-2:2006 en

Brandblussystemen met gas - Fysische eigenschappen
en systeemontwerp - Deel 2: Blusmiddel CF3I

NEN-1SO 14520-11:2006 en

Brandblussystemen met gas - Fysische eigenschappen
en systeemontwerp - Deel 11: Blusmiddel HFC 236fa

NEN-EN-1SO 14557:2003/A1:2007
en

Brandslagen - Rubber en kunststof zuigslangen en
slangsamenstellen

NEN-EN-1SO 14557:2003 en

Brandslangen - Rubber en kunststof zuigslangen en
slangsamenstellen

NEN-1SO 15371:2009 en

Schepen en maritieme techniek - Brandblussystemen
voor bescherming van frituurapparatuur -
Brandbeproevingen

NEN-ISO 15779:2011 en

Brandblussystemen voor geconcentreerde aerosolen -
Eisen en beproevingsmethoden voor componenten,
systeemontwerpen, installaties en onderhoud -
Algemene eisen
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NEN-1SO 16073:2011 en Beschermende brandweerkleding voor bos- en
heidebrand - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN-1SO 16852:2010 en Vlamdovers - Prestatie-eisen, beproevingsmethoden en
begrenzingen bij gebruik

NEN 1184:1986 nl Aanwijsplaten voor brandkranen, brandputten en
toestellen in water-, gas- en
stadsverwarmingsleidingnetten en voor riolering

N 1463:1948 nl Brandweermaterieel - Stokladder

NEN 1464:1971 nl Brandweermaterieel - Koppelingsleutel

NEN 2033:2006 nl Draagbare blustoestellen voor brandklasse D

NEN 2159:1965 nl Brandkraanstraatpot

NEN 2242:1989/C1:1989 nl Brandweermaterieel - Persslang van synthetische
materialen

NEN 2242:1989 nl Brandweermaterieel - Persslang van synthetische
materialen

NEN 2559:2001 nl Onderhoud van draagbare blustoestellen (Bouwbesluit
2012)

NEN 2559:2001/A3:2009 nl Onderhoud van draagbare blustoestellen (Bouwbesluit
2012)

NEN 2659:2003 nl Onderhoud van verrijdbare blustoestellen

NEN 2659:2003/A1:2009 nl Onderhoud van verrijdbare blustoestellen

NEN 2659:2003/C1:2005 nl Onderhoud van verrijdbare blustoestellen

NEN 3374:1971 nl Brandweermaterieel - Watervoerende armaturen

NEN 3374:1971 en Brandweermaterieel - Watervoerende armaturen

NEN 3374:1971/A1:1975 nl Aanvulling op NEN 3374 - Brandweermaterieel -

Watervoerende armaturen

13.220.20 - Brandbescherming

NEN-EN 54-1:2011 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 1: Inleiding
NEN-EN 54-2:1999 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 2:
Brandmeldcentrale (inclusief correctieblad)

NEN-EN 54-2:1999/A1:2006 en Automatische brandmeldingsinstallaties - Deel 2:
Brandmeldcentrale

NEN-EN 54-3:2001/A2:2006 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 3:
Brandalarmeringsapparatuur - Akoestische signaalgevers

NEN-EN 54-3:2001/A1:2002 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 3:
Brandalarmeringsapparatuur - Akoestische signaalgevers

NEN-EN 54-3:2001 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 3:
Brandalarmeringsapparatuur - Akoestische signaalgevers
NEN-EN 54-4:1999 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 4:

Energievoorziening (inclusief correctieblad)
NEN-EN 54-4:1999/A2:2006 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 4:
Energievoorziening

NEN-EN 54-4:1999/A1:2003 en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 4:
Energievoorziening
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NEN-EN 54-5:2001/A1:2002 en

Brandmeldinstallaties - Deel 5: Thermische melders -
Puntmelders

NEN-EN 54-5:2001 en

Brandmeldinstallaties - Deel 5: Thermische melders -
Puntmelders

NEN-EN 54-7:2001/A1:2002 en

Brandmeldinstallatie - Deel 7: Rookmelders -
Puntmelders werkend volgens het strooilicht-,
verduisterings- of ionisatieprincipe

NEN-EN 54-7:2001 en

Brandmeldinstallatie - Deel 7: Rookmelders -
Puntmelders werkend volgens het strooilicht-,
verduisterings- of ionisatieprincipe

NEN-EN 54-7:2001/A2:2006 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 7:
Rookmelders - Puntmelders werkend volgens het
strooilicht, verduisterings- of ionisatieprincipe

NEN-EN 54-10:2002 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 10:
Vlamdetectoren - Puntmelders

NEN-EN 54-10:2002/A1:2005 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 10:
Vlamdetectoren - Puntmelders

NEN-EN 54-11:2001/A1:2005 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 11:
Handbrandmelders

NEN-EN 54-11:2001 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 11:
Handbrandmelders

NEN-EN 54-12:2003 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 12:
Rookmelders - Lijnvormige, optische detectoren met
lichtstraal

NEN-EN 54-13:2005 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 13:
Compatibiliteitsbeoordeling van onderdelensystemen

NPR-CEN/TS 54-14:2004 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 14: Richtlijnen
voor het projecteren, ontwerpen, installeren, in bedrijf
stellen, gebruik en onderhoud

NEN-EN 54-16:2008 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 16:
Ontruimingsalarmcentrale

NEN-EN 54-17:2005 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 17: Kortsluit-
isolatoren

NEN-EN 54-18:2005/C1:2007 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 18:
Input/output-elementen

NEN-EN 54-18:2005 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 18:
Input/output-elementen

NEN-EN 54-20:2006 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 20: Aspiratie
rookmelders

NEN-EN 54-20:2006/C1:2009 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 20: Aspiratie
rookmelders

NEN-EN 54-21:2006 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 21:
Doormeldapparatuur voor alarm- en storingsmeldingen

NEN-EN 54-23:2010 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 23:
Brandalarmeringsapparatuur - Visuele alarmgevers

NEN-EN 54-24:2008 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 24:
Alarminstallaties met gesproken woord - Luidsprekers
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NEN-EN 54-25:2008 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 25:
Componenten die gebruik maken van radiografische
verbindingen en hieraan gerelateerde systeemeisen

NEN-EN 54-25:2008/C1:2010 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 25:
Componenten die gebruik maken van radiografische
verbindingen en hieraan gerelateerde systeemeisen

NEN-EN 54-25:2008/C2:2012 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 25:
Componenten die gebruik maken van radiografische
verbindingen en hieraan gerelateerde systeemeisen

NEN-EN 671-1:2012 en

Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel
1: Brandslanghaspels met vormvaste slang

NEN-EN 671-2:2012 en

Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel
2: Brandslangsystemen met plat-oprolbare slang

NEN-EN 12094-1:2003 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 1: Eisen en
beproevingsmethoden voor automatische elektrische
stuur- en vertragingsinrichtingen

NEN-EN 12094-2:2003 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 2: Eisen en
beproevingsmethoden voor automatische niet-
elektrische stuur- en vertragingsinrichtingen

NEN-EN 12094-3:2003 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 3: Eisen en
beproevingsmethoden voor installaties met
handbediening voor activeren en stoppen

NEN-EN 12094-4:2004 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 4: Eisen en
beproevingsmethoden voor regelkleppen voor drukvaten
en bijbehorende bedieningsmechanismen

NEN-EN 12094-5:2006 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 5: Eisen en
beproevingsmethoden voor verdeelafsluiters voor hoge
en lage druk en bijbehorende actuatoren

NEN-EN 12094-6:2006 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 6: Eisen en
beproevingsmethoden voor niet-elektrische
blokkeerinrichtingen

NEN-EN 12094-7:2001 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor CO2-
systemen - Deel 7: Eisen en beproevingsmethoden voor
afblaasmonden

NEN-EN 12094-7:2001/A1:2005 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor CO2
systemen - Deel 7: Eisen en beproevingsmethoden voor
afblaasmonden

NEN-EN 12094-8:2006 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 8: Eisen en
beproevingsmethoden voor koppelingen

NEN-EN 12094-9:2003 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 9: Eisen en

beproevingsmethoden voor speciale branddetectors
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NEN-EN 12094-10:2003 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 10: Eisen en
beproevingsmethoden voor drukmeters en schakelaars
voor het regelen van de druk

NEN-EN 12094-11:2003 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 11: Eisen en
beproevingsmethoden voor mechanische weegmiddelen

NEN-EN 12094-12:2003 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 12: Eisen en
beproevingsmethoden voor pneumatische
alarmapparatuur

NEN-EN 12094-13:2001/C1:2002
en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 13: Eisen en
beproevingsmethoden voor terugslagkleppen en
keerkleppen

NEN-EN 12094-13:2001 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 13: Eisen en
beproevingsmethoden voor terugslagkleppen en
keerkleppen

NEN-EN 12094-16:2003 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 16: Eisen en
beproevingsmethoden voor odoriseerinstallaties in CO2-
systemen met lage druk

NEN-EN 12101-1:2005/A1:2006 en

Installaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 1:
Specificatie voor rookgordijnen

NEN-EN 12101-2:2003 en

Installaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 2:
Specificatie voor natuurlijke rook- en
warmteafvoerinstallaties

NEN-EN 12101-3:2002 en

Installaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 3:
Specificaties voor mechanische rook- en
warmteventilatoren

NEN-EN 12101-3:2002/C1:2006 en

Installaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 3:
Specificaties voor mechanische rook- en
warmteventilatoren

NPR-CEN/TR 12101-4:2009 en

Installaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 4:
Geinstalleerde SHEVS systemen voor rook en warmte
ventilatie

NPR-CEN/TR 12101-5:2005 en

Installaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 5:
Richtlijnen voor functionele aanbeveling en berekening
van rook- en warmte-afvoerinstallaties

NEN-EN 12101-8:2011 en

Installaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 8:
Rookregelkleppen

NEN-EN 12259-1:1999+A1:2001 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 1: Sprinklers

NEN-EN 12259-
1:1999+A1:2001/A2:2004 en

Vaste brandblusinstallatie-onderdelen voor sprinklers en
watersproeisystemen - Deel 1: Sprinklers

NEN-EN 12259-
1:1999+A1:2001/A3:2006 en

Vaste brandblusinstallatie - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 1: Sprinklers

NEN-EN 12259-2:1999/A1:2001 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 2: Natte alarmkleppen
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NEN-EN 12259-2:1999/A2:2005 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 2: Natte alarmkleppen

NEN-EN 12259-2:1999/C1:2002 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinkler-
en watersproeisystemen - Deel 2: Natte alarmkleppen

NEN-EN 12259-2:1999 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinkler-
en watersproeisystemen - Deel 2: Natte alarmkleppen

NEN-EN 12259-3:2000/A1:2001 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 3: Droog-alarm kleppen,
inclusief versnellers en ontluchters

NEN-EN 12259-3:2000 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 3: Droog-alarmkleppen,
inclusief versnellers en ontluchters

NEN-EN 12259-3:2000/A2:2005 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 3: Droog-alarm kleppen,
inclusief versnellers en ontluchters

NEN-EN 12259-4:2000/A1:2001 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 4: Waterturbine
aangedreven alarmbellen

NEN-EN 12259-4:2000 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 4: Waterturbine
aangedreven alarmbellen

NEN-EN 12259-5:2002 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 5:
Waterstroomschakelaars

NEN-EN 12416-2:2001+A1:2007 en

Vaste brandblusinstallaties - Poedersystemen - Deel 2:
Ontwerp, aanleg en onderhoud

NEN-EN
12845:2004+A2:2009+NEN
1073:2010 nl

Vaste brandblusinstallaties - Automatische
sprinklerinstallaties - Ontwerp, installatie en onderhoud

NEN-EN 12845:2004+A2:2009 en

Vaste brandblusinstallaties - Automatische
sprinklerinstallaties - Ontwerp, installatie en onderhoud

NEN-EN 13565-1:2004+A1:2007 en

Vaste brandblusinstallaties - Schuimsystemen - Deel 1:
Eisen en beproevingsmethoden voor componenten

NEN-EN 13565-2:2009/C1:2009 en

Vaste brandblusinstallaties - Schuimsystemen - Deel 2:
Ontwerp, constructie en onderhoud

NEN-EN 13565-2:2009 en

Vaste brandblusinstallaties - Schuimsystemen - Deel 2:
Ontwerp, constructie en onderhoud

NEN-EN 13565-2:2009/C2:2010 en

Vaste brandblusinstallaties - Schuimsystemen - Deel 2:
Ontwerp, constructie en onderhoud

NPR-CEN/TR 14568:2003 en

EN 54 - Automatische brandmeldinstallaties -
Interpretaties van EN 54-2:1997

NEN-EN 14604:2005 en

Rookmelders

NEN-EN 14604:2005/C1:2008 en

Rookmelders

CEN/TR 14819-1:2004 en

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor
personenvervoer - Brandpreventie en -bestrijding - Deel
1: Kabelspoorwegen in tunnels

CEN/TR 14819-2:2005 en

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor
personenvervoer - Brandpreventie en -bestrijding - Deel
2: Andere kabelspoorwegen en andere installaties
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NPR-CEN/TS 14972:2011 en

Vaste brandblusinstallaties - Watermistinstallaties -
Ontwerp en installatie

NEN-EN 15004-1:2008 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 1:
Ontwerp, installatie en onderhoud

NEN-EN 15004-2:2008 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgasystemen - Deel
2:Fysische eigenschappen en systeemontwerp voor
blusgassystemen voor blusmiddel FK-5-1-12

NEN-EN 15004-3:2008 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 3:
Fysische eigenchappen en systeemontwerp voor
blusgassystemen voor blusmiddel HCFC mengsel A

NEN-EN 15004-4:2008 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 4:
Fysische eigenschappen en systeemontwerp voor
blusgassystemen voor blusmiddel HFC 125

NEN-EN 15004-5:2008 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 5:
Fysische eigenschappen en systeemontwerp voor
blusgassystemen voor blusmiddel HFC 227ea

NEN-EN 15004-6:2008 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 6:
Fysische eigenschappen en systeemontwerp voor
blusgassystemen voor blusmiddel HFC 23

NEN-EN 15004-7:2008 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 7:
Fysische eigenschappen en systeemontwerp voor
blusgassystemen voor blusmiddel 1G-01

NEN-EN 15004-8:2008 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 8:
Fysische eigenschappen en systeemontwerp voor
blusgassystemen voor blusmiddel 1G-100

NEN-EN 15004-9:2008 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 9:
Fysische eigenschappen en systeemontwerp voor
blusgassystemen voor blusmiddel 1G-55

NEN-EN 15004-10:2008 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 10:
Fysische eigenschappen en systeemontwerp voor
blusgassystemen voor blusmiddel 1G-541

NPR-CEN/TS 15176:2005 en

Evaluatie van conformiteit van normen voor
brandblusinstallaties

NPR-CEN/TR 15276-1:2009 en

Vaste brandblusinstallaties - Aerosol blussystemen - Deel
1: Eisen en beproevingsmethoden voor onderdelen

NPR-CEN/TR 15276-2:2009 en

Vaste brandblusinstallaties - Aerosol blussystemen - Deel
2: Ontwerp, installatie en onderhoud

NEN-EN 16081:2011 en

Hyperbare kamers - Specifieke eisen voor
brandblussystemen - Prestatie, installatie en beproeving

NPR-CEN/TS 45545-1:2009 en

Spoorwegtoepassingen - Brandbescherming op
railvoertuigen - Deel 1: Algemeen

NPR-CLC/TS 45545-5:2009 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Bescherming
tegen brand in railvoertuigen - Deel 5:
brandveiligheidseisen voor de elektrische uitrusting met
inbegrip van die van trolleybussen, railgeleide bussen en
magnetisch zwevende voertuigen

NPR-CEN/TS 45545-6:2009 en

Railtoepassingen - Brandbescherming op railvoertuigen -
Deel 6: Brandcontrole en managementsystemen
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NEN-EN 50264-1:2008 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer -
Voedingsleidingen en stuurstroomleidingen met
bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend
materieel - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 50264-2-2:2008 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer -
Voedingsleidingen en stuurstroomleidingen met
bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend
materieel - Deel 2-2: Leidingen met isolatie van vernette
elastomeren - Meeraderige leidingen

NEN-EN 50264-3-1:2008 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer -
Voedingsleidingen en stuurstroomleidingen met
bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend
materieel - Deel 3-1: Leidingen met isolatie met
gereduceerde dimensies van vernette elastomeren -
Eenaderige leidingen

NEN-EN 50264-3-2:2008 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer -
Voedingsleidingen en stuurstroomleidingen met
bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend
materieel - Deel 3-2: Leidingen met isolatie met
gereduceerde dimensies van vernette elastomeren -
Meeraderige leidingen

NEN-EN 50305:2002 en

Railtoepassingen - Leidingen met bijzondere
eigenschappen bij brand voor railvoertuigen -
Beproevingsmethoden

NEN-EN 50355:2003 en

Railtoepassingen - Leidingen met bijzondere
eigenschappen bij brand voor railvoertuigen - Normale
isolatie en speciale dunne isolatie - Richtlijnen voor het
gebruik

NEN-ISO 7240-5:2012 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 5: Thermische
puntmelders

NEN-I1SO 7240-6:2011 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 6:
Koolmonoxidemelders met elektrochemische cel

NPR-ISO/TS 7240-9:2013 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 9:
Proefbanden voor brand-detectoren

NEN-ISO 7240-10:2012 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 10: Punttype
vlamdetectoren

NEN-ISO 7240-17:2009 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 17: Kortsluit-
isolatoren

NEN-ISO 7240-18:2009 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 18:
Input/output toestellen

NEN-1SO 7240-20:2010 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 20: Aspiratie
rookmelders

NEN-ISO 7240-24:2010 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 24:
Geluidssystemen voor luidsprekers

NEN-ISO 7240-25:2010 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 25:
Componenten die radio transmissie paden gebruiken

NEN-I1SO 7240-27:2009 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 27: Punttype
branddetectoren werkend volgens het strooilicht-,
verduisterings- of ionisatie rooksensoren, een elektro-
chemische cel koolmonoxide sensor en een hittesensor
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NEN-EN-1SO 9094-1:2003 en

Kleine vaartuigen - Brandbescherming - Deel 1:
Vaartuigen met een romplengte tot en met 15 m

NEN-ISO 16437:2012 en

Schepen en mariene technologie - Reddingsmiddelen en
brandbescherming - Atmosferische oliedampdetectoren

NEN 1594:2006/C1:2007 nl

Droge blusleidingen in en aan gebouwen (Bouwbesluit
2012)

NEN 1594:2006 nl

Droge blusleidingen in en aan gebouwen (Bouwbesluit
2012)

NEN 2535:2009+C1:2010 nl

Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties -
Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen
(Bouwbesluit 2012)

NEN 2535:2009/C1:2010-06 nl

Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties -
Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen

NEN 2555:2008 nl

Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor
woonfuncties (Bouwbesluit 2012)

NEN 2575:2004 nl

Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsinstallaties -
Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen
(Bouwbesluit 2012)

NEN 2575:2004/C1:2006 nl

Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsinstallaties -
Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen
(Bouwbesluit 2012)

NEN 2575-1:2012 nl

Brandveiligheid van gebouwen -
Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 1:
Algemeen

NEN 2575-2:2012 nl

Brandveiligheid van gebouwen -
Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen- Deel 2:
Luidalarm -Ontruimingsalarminstallatie type A

NEN 2575-3:2012 nl

Brandveiligheid van gebouwen -
Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 3:
Luidalarm - Ontruimingsalarminstallatie van type B

NEN 2575-5:2012 nl

Brandveiligheid van gebouwen -
Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 5:
Stilalarm met attentiepanelen

NPR 2576:2005 nl

Functiebehoud bij brand - Richtlijn voor bekabeling,
ophanging en montage van transmissiewegen

NEN 2654-1:2002 nl

Beheer, controle en onderhoud van
brandbeveiligingsinstallaties - Deel 1:
Brandmeldinstallaties (Bouwbesluit 2012)

NEN 2654-2:2004 nl

Beheer, controle en onderhoud van
brandbeveiligingsinstallaties - Deel 2:
Ontruimingsalarminstallaties (Bouwbesluit 2012)

NEN 2654-3:2012 nl

Beheer, controle en onderhoud van
brandbeveiligingsinstallaties - Deel 3:
Rookbeheersingssystemen

NEN 4001:2006/C1:2008 nl

Brandbeveiliging - Projectering van draagbare en
verrijdbare blustoestellen
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NEN 4001+C1:2008 nl Brandbeveiliging - Projectering van draagbare en
verrijdbare blustoestellen

NEN 6055:2011 nl Thermische belasting op basis van het natuurlijk
brandconcept - Bepalingsmethode

NPR 6059:2009 nl Brandscan bouwwerken

NPR 6080:2009 nl Berekening opvang- en doorstroomcapaciteit bouwwerk

NEN 6089:2011/C1:2012 nl Bepaling van de opvang- en de doorstroomcapaciteit van
een bouwwerk

NEN 6089:2011+C1:2012 nl Bepaling van de opvang- en de doorstroomcapaciteit van
een bouwwerk

NEN 6093:1995 nl Brandveiligheid van gebouwen - Beoordelingsmethode
van rook- en warmteafvoerinstallaties

NEN 6093:1995/A1:2004 nl Brandveiligheid van gebouwen - Beoordelingsmethode
van rook- en warmteafvoerinstallaties

NPR 6095-1:2012 nl Rookbeheersingssystemen - Deel 1: Richtlijnen voor het

ontwerpen en installeren van RWA-installaties en
rookbeheersingssystemen in parkeergarages

NPR 6095-2:2012 nl Rookbeheersingssystemen - Deel 2: Richtlijnen voor het
ontwerpen en installeren van overdrukinstallaties

NEN 6098:2012 nl Rookbeheersingssystemen voor mechanisch
geventileerde parkeergarages
NTA 8073-2:2011 nl Vaste brandblusinstallaties - Automatische

sprinklerinstallaties - Technische aanvullingen - Deel 2:
Eisen voor toepassing van thermoplastische
spanplafonds in gesprinklerde gebouwen

NTA 8073-1:2011 nl Vaste brandblusinstallaties - Automatische
sprinklerinstallaties - Technische aanvullingen - Deel 1:
Bepaling van middellijnen van armpijpen bij grote
doorstroomhoeveelheden

13.220.50 - Brandwerendheid van bouwmaterialen en bouwdelen

NEN-EN 81-73:2005 fr Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het
aanbrengen van liften - Speciale toepassingen voor
personen- en personen-goederenliften - Dee 73: Gedrag
van liften in geval van brand (Franse editie)

NEN-EN 81-73:2005 en Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het
aanbrengen van liften - Speciale toepassingen voor
personen- en personen-goederenliften - Deel 73: Gedrag
van liften in geval van brand

NPR-CEN/TS 1187:2012 en Beproevingsmethoden voor het brandgevaarlijk zijn van
daken

NEN-EN 1363-1:2012 en Bepaling van de brandwerendheid - Deel 1: Algemene
eisen

NEN-EN 1363-2:1999 en Bepaling van de brandwerendheid - Deel 2: Alternatieve

en aanvullende procedures

NEN-EN 1363-2:1999/C1:2001 nl  |Bepaling van de brandwerendheid - Deel 2: Alternatieve
en aanvullende procedures

NVN-ENV 1363-3:1999 en Bepaling van de brandwerendheid - Deel 3: Verificatie
van de ovenprestatie
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NEN-EN 1364-1:1999 en

Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende
bouwdelen - Deel 1: Wanden

NEN-EN 1364-1:1999/C1:2001 en

Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende
bouwdelen - Deel 1: Wanden

NEN-EN 1364-2:1999 en

Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende
bouwdelen - Deel 2: Plafonds

NEN-EN 1364-2:1999/C1:2001 nl

Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende
bouwdelen - Deel 2: Plafonds

NEN-EN 1364-3:2006 en

Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende
bouwdelen - Deel 3: Vliesgevels - Volledige configuratie

NEN-EN 1364-4:2007 en

Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende
bouwdelen - Deel 4: Vliesgevels - Gedeeltelijke
configuratie

NEN-EN 1365-1:1999 en

Bepaling van de brandwerendheid van dragende
bouwdelen - Deel 1: Muren

NEN-EN 1365-1:2012 en

Bepaling van de brandwerendheid van dragende
bouwdelen - Deel 1: Wanden

NEN-EN 1365-2:2001 en

Bepaling van de brandwerendheid van dragende
bouwdelen - Deel 2: Vloeren en daken

NEN-EN 1365-3:2001 en

Bepaling van de brandwerendheid van dragende
bouwdelen - Deel 3: Liggers

NEN-EN 1365-4:1999 en

Bepaling van de brandwerendheid van dragende delen -
Deel 4: Kolommen

NEN-EN 1365-4:1999/C1:2001 nl

Bepaling van de brandwerendheid van dragende delen -
Deel 4: Kolommen

NEN-EN 1365-5:2005 en

Bepaling van de brandwerendheid van dragende
bouwdelen - Deel 5: Balkons en galerijen

NEN-EN 1365-6:2005 en

Bepaling van de brandwerendheid van dragende
bouwdelen - Deel 6: Trappen

NEN-EN 1366-1:1999 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel
1: Ventilatiekanalen

NEN-EN 1366-1:1999/C1:2001 nl

Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel
1: Ventilatiekanalen

NEN-EN 1366-2:1999/C1:2001 nl

Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel
2: Brandkleppen

NEN-EN 1366-2:1999 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel
2: Brandkleppen

NEN-EN 1366-3:2009 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel
3: Afdichtingen voor doorvoeringen

NEN-EN 1366-4:2006+A1:2010 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties in
gebouwen - Deel 4: Afdichtingen voor rechte voegen

NEN-EN 1366-5:2010 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel
5: Dienstleidingen en schachten

NEN-EN 1366-6:2005 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties -
Verhoogde vloeren

NEN-EN 1366-7:2005 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties in
gebouwen - Deel 7: Afsluiting voor transportbanden en
geleide transportsystemen

107



Document Taal Titel

NEN-EN 1366-8:2005 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel
8:Rookafvoerkanalen

NEN-EN 1366-9:2008 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel
9: Rookafvoerkanalen van RWA-installaties, bestemd
voor afvoer van rook direct uit brandcompartiment naar
buiten

NEN-EN 1366-10:2011 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties in
gebouwen - Deel 10: Rookkleppen

NEN-EN 1634-1:2008 en

Bepaling van de brandwerendheid en rookwerendheid
van deuren, luiken en te openen ramen en hang- en
sluitwerk - Deel 1: Beproeving van de brandwerendheid
van deuren, luiken en te openen ramen

NEN-EN 1634-2:2008 en

Bepaling van de brandwerendheid en rookbeheersing
van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en
sluitwerk - Deel 2: Brandwerende typeringsproef voor
hang- en sluitwerk

NEN-EN 1634-3:2004 en

Bepaling van de brandwerendheid en rookbeheersing
van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en
sluitwerk - Deel 3: Beproeving van de weerstand tegen
rookdoorgang van deuren en luiken

NEN-EN 1634-3:2004/C1:2007 en

Bepaling van de brandwerendheid en rookbeheersing
van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en
sluitwerk - Deel 3: Beproeving van de weerstand tegen
rookdoorgang van deuren en luiken

NEN-EN 1991-1-2:2002/C2:2012
en

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2:
Algemene belastingen - Belasting bij brand

NEN-EN 1991-1-2:2002/C1:2009
en

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2:
Algemene belastingen - Belasting bij brand

NEN-EN 1991-1-2:2002 en

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2:
Algemene belastingen - Belasting bij brand

NEN-EN 1991-1-2+C1:2011 nl

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2:
Algemene belastingen - Belasting bij brand (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1992-1-2:2005 en

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels -
Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1992-1-2:2005/C1:2008
en

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels -
Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1992-1-2+C1:2011 nl

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels -
Ontwerp en berekening van constructies bij brand
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1992-1-
2+C1:2011/NB:2011 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-1-2 Eurocode 2:
Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-
2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van
constructies bij brand (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-2:2005 en

Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand (inclusief
C1:2006)
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NEN-EN 1993-1-2:2005/NB:2007
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-2 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-2:
Algemene regels - Ontwerp en berekening van
constructies bij brand (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-2:2005/NB:2007 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-2 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-2:
Algemene regels - Ontwerp en berekening van
constructies bij brand (inclusief C1:2006) (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1993-1-2+C2:2011 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1993-1-2:2005/C2:2009
en;fr;de

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1993-1-2:2005+NB:2007
nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand (inclusief
C1:2006)

NEN-EN 1994-1-2:2005/NB:2007 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-1-2 Eurocode 4:
Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies -
Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van
constructies bij brand (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1994-1-2:2005 nl

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels -
Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005 en

Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staal-
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels -
Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2+C1:2011 nl

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels -
Ontwerp en berekening van constructies bij brand
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1994-1-2:2005/NB:2007
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-1-2 Eurocode 4:
Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies -
Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp enberekening van
constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005/C1:2008
en

Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staal-
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels -
Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1995-1-2:2005/C2:2009
en

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en
berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1995-1-2+C2:2011 nl

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en
berekening van constructies bij brand (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1995-1-2:2005 en

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en
berekening van constructies bij brand
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NEN-EN 1995-1-2:2005/NB:2011 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1995-1-2 Eurocode 5:
Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2:
Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij
brand (inclusief C1:2006 en C2:2009) (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1995-1-2:2005/NB:2011
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1995-1-2 Eurocode 5:
Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2:
Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij
brand (inclusief C1:2006 en C2:2009) (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1996-1-2+C1:2011 nl

Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1996-1-2:2005 en

Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1996-1-2:2005/C1:2010
en

Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1996-1-
2+C1:2011/NB:2011 nl

Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies

van metselwerk - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1999-1-5:2007/C1:2009
en

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-5: Schaalconstructies
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1999-1-5:2007 en

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-5: Schaalconstructies
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 13238:2010 en

Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten -
Conditioneringsprocedures en algemene regels voor de
keuze van ondergronden

NVN-ENV 13381-2:2003 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan brandwerendheid van draagconstructie-onderdelen -
Deel 2: Verticale beschermende membranen

NVN-ENV 13381-3:2003 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan brandwerendheid van draagconstructie-onderdelen -
Deel 3: Bescherming, aangebracht op betonnen
constructiedelen

NVN-ENV 13381-4:2003 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan brandwerendheid van draagconstructionderdelen -
Deel 4: Bescherming aangebracht op stalen
constructiedelen

NVN-ENV 13381-5:2003 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan brandwerendheid van draagconstructie-onderdelen -
Deel 5: Bescherming, aangebracht op
beton/geprofileerde staalplaat-composiet
constructiedelen
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NEN-EN 13381-6:2012 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan de brandwerendheid van constructie-onderdelen -
Deel 6: Bescherming aangebracht op met beton gevulde
holle stalen kolommen

NVN-ENV 13381-7:2003 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan brandwerendheid van draagconstructie-onderdelen -
Deel 7: Bescherming aangebracht op houten
constructiedelen

NEN-EN 13381-8:2010 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan de brandwerendheid van constructiedelen - Deel 8:
Reagerende bescherming aangebracht op stalen
constructiedelen

NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009 en

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen -
Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van
beproeving van het brandgedrag (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 13501-2:2007+A1:2009 en

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen -
Deel 2: Classificatie op grond van resultaten van
brandwerendheidsproeven, behalve voor
ventilatiesystemen

NEN-EN 13501-3:2006+A1:2009 en

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen -
Deel 3: Classificatie op grond van resultaten van
brandwerendheidsproeven op onderdelen van installaties
in gebouwen anders dan RWA installaties

NEN-EN 13501-4:2007+A1:2009 en

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen -
Deel 4: Classificatie op grond van resultaten van
brandwerendheidsproeven op RWA installaties

NEN-EN 13501-5:2006+A1:2009 en

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen -
Deel 5: Classificatie op grond van resultaten van
beproeving van het brandgevaarlijk zijn van daken

NEN-EN 14135:2005 en

Bekledingen - Bepaling van de beschermende werking
tegen brand

NEN-EN 14187-7:2003 en

Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 7:
Beproevingsmethode voor de bepaling van de
vlambestendigheid

NEN-EN 14390:2007 en

Brandproef - Referentie-kamerproef op ware grootte
voor oppervlakte-producten

NEN-EN 14496:2005 en

Op gips gebaseerde lijmen voor samengestelde
thermisch/akoestische isolatiepanelen en gipsplaten -
Definities, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 15080-8:2009 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven - Deel 8: Balken

NEN-EN 15080-12:2011 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven - Deel 12: Gemetselde
dragende wanden

NPR-CEN/TS 15117:2005 en

Richtlijn voor direct en uitgebreid geldigheidsgebied van
beproevingsresultaten

NEN-EN 15254-2:2009 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven;Niet-dragende wanden - Deel
2: Metselwerk- en gipsblokken
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NEN-EN 15254-4:2008+A1:2011 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven - Niet-dragende wanden -
Deel 4: Glazen wanden

NEN-EN 15254-5:2009 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven - Niet-dragende wanden -
Deel 5: Metalen sandwichpanelen

NEN-EN 15254-7:2012 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven - Niet-dragende plafonds -
Deel 7: Metalen sandwichpanelen

NEN-EN 15269-1:2010 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheids- en/of rookwerendheidsproeven voor
deuren, luiken en te openen ramen, inclusief hang- en
sluitwerk - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 15269-2:2012 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van beproevingsresultaten
van brandwerendheid en/of rookwerendheid van deuren
en luiken inclusief hang-en sluitwerk - Deel 2:
Scharnierende en taatsende deuren van staal

NEN-EN 15269-3:2012 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven en/of
rookwerendheidsproeven voor deuren, luiken en te
openen ramen, inclusief hang- en sluitwerk - Deel 3:
Brandwerendheid van houten scharnierende en
taatsende deuren en te openen ramen

NEN-EN 15269-7:2009 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven en rookwerendheidsproeven
voor deuren, luiken en te openen ramen inclusief hang-
en sluitwerk - Deel 7: Brandwerendheid van stalen
schuifdeuren

NEN-EN 15269-10:2011 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van beproevingsresultaten
van brand- en/of rookwerendheid van deuren en luiken
inclusief hang-en sluitwerk - Deel 10: Brandwerendheid
van stalen rolluiken

NEN-EN 15269-20:2009 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van beproevingsresultaten
van brandwerendheid en/of rookwerendheid van deuren
en luiken inclusief hang-en sluitwerk - Deel 20: Stalen,
houten en metaal omkaderde glazen scharnierende en
taatsende rookwerende deuren

NEN-EN 15423:2008 en

Ventilatie van gebouwen - Voorzorgsmaatregelen tegen
brand voor luchtverdeelsystemen in gebouwen

NPR-CEN/TS 15447:2006 en

Opstelling proefstukken bij bepaling van het
brandgedrag onder Richtlijn bouwproductie

NEN-EN 15725:2010 en

Rapporten over uitbreiding geldigheidsgebied van
brandeigenschappen van bouwproducten en -elementen

NEN-EN 15725:2010/C1:2012 en

Rapporten over uitbreiding geldigheidsgebied van
brandeigenschappen van bouwproducten en -elementen

NEN-EN 15882-1:2012 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven voor installaties - Deel 1:
Ventilatiekanalen

NEN-EN 15882-3:2009 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven - Deel 3: Afdichtingen
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NPR-CEN/TR 15985:2010 en

Thermische isolatie producten - Fabrieksmatig
vervaardigde producten van geéxpandeerd polystyrene
(EPS) - Vrijwillige verklaring van ruw materiaal

NEN-EN 15998:2010 en

Glas in de gebouwen - Veiligheid in geval van brand,
brandwerendheid -Test methodiek voor classificatie van
glas

NEN-EN 16000:2010 en

Kunststofleidingsystemen - Binnenhuis systemen -
Bevestigen en vastzetten van onderdelen voor de
beproeving van de thermische weerstand in een "single
burning item™ beproeving

NEN-EN 50553:2012 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Eisen inzake
de mogelijkheid om te kunnen (blijven) rijden in geval
van brand aan boord van het rollend materieel

NEN-EN-1SO 1182:2010 en

Beproeving van het brandgedrag van bouwproducten -
Ontvlambaarheidsproef

NEN-EN-1SO 1716:2010 en

Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten -
Bepaling van de verbrandingswarmte

NEN-EN-1SO 5659-2:2012 en

Kunststoffen - Rookontwikkeling - Deel 2: Bepaling van
de optische dichtheid in een eenkamerbeproeving

NPR-ISO/TR 9705-2:2001 en

Reactie op brandbeproevingen - Kamerproef op ware
grootte voor oppervlakteproducten - Deel 2: Technische
achtergrond en richtlijn

NEN-EN-1SO 11925-2:2010 en

Brandgedragproeven - Ontvlambaarheid van
bouwproducten bij directe blootstelling aan vlammen -
Deel 2: Beproeving met vlammen uit één bron

NEN-EN-1SO 11925-
2:2010/C1:2011 en;fr;de

Brandgedragproeven - Ontvlambaarheid van
bouwproducten bij directe blootstelling aan vlammen -
Deel 2: Beproeving met vlammen uit één bron

NPR-ISO/TR 12471:2004 en

Modellen voor ontwerp en berekening bij brand -
Overzicht van berekeningsmodellen, brandproeven voor
het bepalen van benodigde materiaaleigenschappen en
behoefte aan verdere ontwikkeling

NEN-1SO 13784-1:2003 en

Bepaling van het brandgedrag van sandwichpaneel-
bouwsystemen - Deel 1: Klein-schaal beproeving

NEN-1SO 13784-2:2008 en

Bepaling van het brandgedrag van sandwichpaneel-
bouwsystemen - Deel 2: Grote-schaal beproeving

NPR-1SO/TS 17431:2006 en

Brandproef - Gereduceerde schaalproef

NPR-I1SO/TS 22269:2005 en

Bepaling van het brandgedrag - Branduitbreiding - Proef
op ware grootte voor trappen en trapbedekkingen

NEN 1775:1991 nl

Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van
vloeren (Bouwbesluit 2012)

NEN 1775:1991/A1:1997 nl

Bepaling van de hijdrage tot brandvoortplanting van
vloeren (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1991-1-
2+C1:2011/NB:2011 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-2+C1 Eurocode 1:
Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene
belastingen - Belasting bij brand (Bouwbesluit 2012)

NPR 6051:2012 nl

Brandgedrag van bouwproducten - Geldigheid van
beproevingsresultaten
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NEN 6058:2012 nl

Bepaling van de warmtestralingsbelasting ten gevolge
van een brand in een in de buitenlucht gelegen
houtopslag

NEN 6061:1991 nl

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van
brand bij stookplaatsen (Bouwbesluit 2012)

NEN 6061:1991/A3:2012 nl

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van
brand bij stookplaatsen

NEN 6062:2011 nl

Bepaling van de brandveiligheid van
rookgasafvoervoorzieningen - Algemeen (Bouwbesluit
2012)

NEN 6063:2008 nl

Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken
(Bouwbesluit 2012)

NEN 6064:1991/A2:2001 nl

Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen
(Bouwbesluit 2012)

NEN 6064:1991 nl

Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen
(Bouwbesluit 2012)

NEN 6065:1991 nl

Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van
bouwmateriaal(combinaties) (Bouwbesluit 2012)

NEN 6065:1991/A1:1997 nl

Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van
bouwmateriaal (combinaties) (Bouwbesluit 2012)

NEN 6066:1991/A1:1997 nl

Bepaling van de rookproduktie bij brand van
bouwmateriaal(combinaties) (Bouwbesluit 2012)

NEN 6066:1991 nl

Bepaling van de rookproduktie bij brand van
bouwmateriaal(combinaties) (Bouwbesluit 2012)

NEN 6068:2008/C1:2011 nl

Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en
brandoverslag tussen ruimten (Bouwbesluit 2012)

NEN 6068:2008+C1:2011 nl

Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en
brandoverslag tussen ruimten (Bouwbesluit 2012)

NEN 6069:2011 nl

Beproeving en klassering van de brandwerendheid van
bouwdelen en bouwproducten (Bouwbesluit 2012)

NEN 6075:2011/C1:2012 nl

Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen
ruimten

NEN 6075+C1:2012 nl

Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen
ruimten

NEN 6076:1991 nl

Experimentele bepaling van de brandwerendheid van
ventilatiekanalen zonder brandkleppen

NEN 6076:1991/A2:2001 nl

Experimentele bepaling van de brandwerendheid van
ventilatiekanalen zonder brandkleppen

NEN 6077:1993 nl

Experimentele bepaling van de brandwerendheid van
ventilatiekanalen voorzien van brandkleppen

NEN 6077:1993/A2:2001 nl

Experimentele bepaling van de brandwerendheid van
ventilatiekanalen voorzien van brandkleppen

NEN 6090:2006 nl

Bepaling van de vuurbelasting (Bouwbesluit 2012)

NPR 6091:2009 nl

Weerstand tegen brandoverslag

NEN 8062:2011 nl

Brandveiligheid van gebouwen - Methode voor het
beoordelen van de brandveiligheid van
rookgasafvoervoorzieningen van bestaande gebouwen
(Bouwbesluit 2012)
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NTA 8825:2010 nl

NEN-EN 54-24:2008 en

Brandgedrag van schermmateriaal voor toepassing in
tuinbouwkassen - Beproevingsmethode en klassering

13.310 - Bescherming tegen criminaliteit

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 24:
Alarminstallaties met gesproken woord - Luidsprekers

NEN-EN 356:1999 en

Glas in gebouwen - Beveiligingsbeglazing - Beproeving
en classificatie van de weerstand tegen manuele aanval

NEN-EN 1047-1:2005 en

Waardeberging - Eisen en beproevingsmethoden voor de
brandwerendheid - Deel 1: Brandwerende kasten en
disketteverpakkingen

NEN-EN 1047-2:2009 en

Waardeberging - Eisen en beproevingsmethoden voor de
brandwerendheid - Deel 2: Brandwerende archieven en
datacontainers

NEN-EN 1063:2000 en

Glas voor gebouwen - Beveiligingsbeglazing - Beproeven
en classificatie van de kogelwerendheid

NEN-EN 1143-1:2012 en

Waardeberging - Eisen, classificatie en
beproevingsmethoden van de weerstand tegen inbraak -
Deel 1: Safes, geldautomaatkluizen, kluisdeuren en
Kluizen

NEN-EN 1143-2:2001 en

Waardeberging - Eisen, classificatie en
beproevingsmethoden van de weerstand tegen inbraak -
Deel 2: Afstortsystemen

NEN-EN 1300:2004+A1:2011 en

Waardeberging - Classificatie van hoge veiligheidssloten
naar gelang hun weerstand tegen onbevoegd openen

NEN-EN 1522:1998 en

Ramen, deuren, luiken en zonneschermen -
Kogelwerendheid - Eisen en classificatie

NEN-EN 1523:1998 en

Ramen, deuren, luiken en zonneschermen -
Kogelwerendheid - Beproevingsmethode

NEN-EN 1627:2011 en

Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken -
Inbraakwerendheid - Eisen en classificatie

NEN-EN 1628:2011 en

Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken -
Inbraakwerendheid - Beproevingsmethode voor de
bepaling van de weerstand tegen statische belasting

NEN-EN 1629:2011 en

Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken -
Inbraakwerendheid - Beproevingsmethode voor de
bepaling van de weerstand tegen dynamische belasting

NEN-EN 1630:2011 en

Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken -
Inbraakwerendheid - Beproevingsmethoden voor de
bepaling van de weerstand tegen manuele
inbraakpogingen

NEN-EN 14383-1:2006 en;fr;de

Criminaliteitspreventie door stedebouwkundig en
bouwkundig ontwerp - Deel 1: Definities van specifieke
termen

NPR-CEN/TR 14383-2:2007 en

Criminaliteitspreventie - Stedenbouwkundig en
bouwkundig ontwerp - Deel 2 : Stedenbouwkundig
ontwerp

CEN/TS 14383-3:2006 en

Criminaliteitspreventie - Stedebouwkundig en
bouwkundig ontwerp - Deel 3: Woningen
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CEN/TS 14383-4:2006 en

Criminaliteitspreventie - Stedebouwkunde en ontwerp -
Deel 4: Winkels en kantoren

NPR-CEN/TR 14383-5:2010 en

Criminaliteitspreventie door stedebouwkundig en
bouwkundig ontwerp - Deel 5: Benzinestations

NPR-CEN/TR 14383-7:2009 en

Criminaliteitspreventie - Stedebouwkunde en ontwerp -
Deel 7: Ontwerp en management van openbaar
vervoerbedrijven

NPR-CEN/TR 14383-8:2009 en

Criminaliteitspreventie - Stedebouwkunde en ontwerp -
Deel 8: Beveiliging van gebouwen en terreinen tegen
criminele aanvallen met voertuigen

NEN-EN 14450:2005 en

Waardeberging - Eisen, classificatie en
beproevingsmethoden voor weerstand tegen inbraak -
Inbraakwerende kasten

NEN-EN 15602:2008 en

Veiligheid service aanbieders - Terminologie

NEN-EN 15713:2009 en

Zekere vernietiging van vertrouwelijk materiaal -
Praktijkrichtlijn

NEN-EN 16082:2011 en

Provisie van vliegtuigbewakingsservice

NEN-EN 50131-1:2006 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 1:
Systeemeisen

NEN-EN 50131-1:2006/152:2010 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 1:
Systeemeisen

NEN-EN 50131-1:2006/A1:2009 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 1:
Systeemeisen

NEN-EN 50131-2-2:2008 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-2:
Inbraakdetectoren - Passieve infrarood detectoren

NEN-EN 50131-2-3:2008 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-3:
Eisen voor microgolfdetectoren

NEN-EN 50131-2-4:2008 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-4:
Eisen voor gecombineerde passieve infrarood- en
microgolfdetectoren

NEN-EN 50131-2-5:2008 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-5:
Eisen voor gecombineerde passieve infrarood- en
ultrasone detectoren

NEN-EN 50131-2-6:2008 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-6:
Openingsmelders (magneetcontacten)

NEN-EN 50131-3:2009 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 3:
Bedienings- en aanduidingsapparatuur

NEN-EN 50131-5-3:2005/A1:2008
en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 5-3:
Eisen voor interconnectiesystemen met gebruik van RF-
technieken

NEN-EN 50131-5-3:2005 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 5-3:
Eisen voor interconnectiesystemen met gebruik van RF-
technieken

NEN-EN 50131-5-3:2005/1S1:2010
en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 5-3:
Eisen voor interconnectiesystemen met gebruik van RF-
technieken - Interpretatie van Subclause 5.1.6

NEN-EN 50131-6:2008 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 6:
Voedingseenheden
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NPR-CLC/TS 50131-7:2010 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 7:
Richtlijnen voor de toepassing

NEN-EN 50131-8:2009 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 8:
Mistgeneratoren voor inbraakbeveiliging

NPR-CLC/TS 50131-11:2012 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel
11: Overvalapparatuur

NEN-EN 50132-1:2010/C1:2010 en

Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen
voor veiligheidstoepassingen - Deel 1: Systeemeisen

NEN-EN 50132-1:2010 en

Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen
voor veiligheidstoepassingen - Deel 1: Systeemeisen

NEN-EN 50132-4-1:2001 en

Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen -
Deel 4-1: Zwart-wit monitors

NEN-EN 50132-5-1:2012/C1:2012
en

Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen
voor beveiligingstoepassingen - Deel 5-1:
Videotransmissie - Algemene videotransmissie prestatie-
eisen

NEN-EN 50132-5-1:2012 en

Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen
voor beveiligstoepassingen - Deel 5-1: Videotransmissie
- Algemene videotransmissie prestatie-eisen

NEN-EN 50132-5-2:2012/C1:2012
en

Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen
voor beveiligingstoepassingen - Deel 5-2: IP
Videotransmissie protocollen

NEN-EN 50132-5-2:2012 en

Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen
voor beveiligingstoepassingen - Deel 5-2: IP
Videotransmissie protocollen

NEN-EN 50132-5-3:2012 en

Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen
voor beveiligingstoepassingen - Deel 5-3:
Videotransmissie - Analoge en digitale videotransmissie

NEN-EN 50132-7:2012 en

Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen
voor gebruik in beveiligingstoepassingen - Deel 7:
Richtlijnen voor de toepassing

NEN-EN 50486:2008 en

Apparatuur voor gebruik in audio en video parlofoon-
installaties

NPR-CLC/TR 50515:2008 en

Lijst van interpretaties op gepubliceerde normen van
"Alarmsystemen"

NEN 10839-2-2:1989 en;fr

Alarminstallaties - Deel 2: Eisen voor
inbraakalarminstallaties - Sectie twee: Algemene eisen
voor detectoren

NEN-1SO 22448:2010 en

Grondverzet - Antidiefstal systemen - Classificatie en
uitvoering

NEN 5087:2007 nl

Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van
dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen
(Bouwbesluit 2012)

NEN 5089:2009 nl

Inbraakwerend hang- en sluitwerk - Classificatie, eisen
en beproevingsmethoden

NEN 5096:2012 nl

Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met
deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen,
classificatie en beproevingsmethoden

NPR 7400:2000 nl

Waardeberging - Termen en definities

117



Document Taal

Titel

13.320 - Alarm- en waarschuwingssystemen

NEN-EN 81-28:2003 en

Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het
aanbrengen van liften - Liften voor het vervoer van
personen en goederen - Deel 28: Afstandsalarm voor
personen- en personen-goederenliften

NEN-EN 81-28:2003 fr

Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het
aanbrengen van liften - Liften voor het vervoer van
personen en goederen - Deel 28: Afstandsalarm voor
personen- en personen-goederenliften (Franse editie)

NEN-EN 981:1997+A1:2008 en

Veiligheid van machines - Systeem van akoestische en
optische gevaarsignalen en informatieve signalen

NEN-EN 12094-12:2003 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 12: Eisen en
beproevingsmethoden voor pneumatische
alarmapparatuur

NEN-EN 12259-2:1999/A2:2005 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 2: Natte alarmkleppen

NEN-EN 12259-3:2000/A1:2001 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 3: Droog-alarm kleppen,
inclusief versnellers en ontluchters

NEN-EN 12259-3:2000 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 3: Droog-alarmkleppen,
inclusief versnellers en ontluchters

NEN-EN 12259-4:2000/A1:2001 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 4: Waterturbine
aangedreven alarmbellen

NEN-EN 12613:2009 en

Waarschuwingssystemen van kunststof voor in de grond
gelegde kabels en pijpleidingen met visuele
eigenschappen

NEN-EN 14604:2005 en

Rookmelders

NEN-EN 14604:2005/C1:2008 en

Rookmelders

NEN-EN 15327-1:2008 en

Railtoepassingen - Alarm subsysteem voor passagiers -
Deel 1: Algemene eisen en bediening van het
noodremsysteem door passagiers

NEN-EN 16280:2012 en

Adem en alcohol proefapparatuur voor het algemene
publiek - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 45502-2-3:2010 en

Actieve implanteerbare medische hulpmiddelen - Deel 2-
3: Bijzondere eisen voor cochlea en gehoor hersenstam
implantaatsystemen

NEN-EN 45544-1:1999 en

Werkplekatmosfeer - Elektrische apparatuur gebruikt
voor de directe opsporing en directe concentratiemeting
van giftige gassen en dampen - Deel 1: Algemene eisen
en beproevingsmethoden

NEN-EN 45544-2:1999 en

Werkplekatmosfeer - Elektrische apparatuur gebruikt
voor de directe opsporing en directe concentratiemeting
van giftige gassen en dampen - Deel 2: Prestatie-eisen
voor apparatuur te gebruiken voor concentratiemetingen
in het gebied van de grenswaarden
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NEN-EN 45544-3:1999 en

Werkplekatmosfeer - Elektrische apparatuur gebruikt
voor de directe opsporing en directe concentratiemeting
van giftige gassen en dampen - Deel 3: Prestatie-eisen
voor apparaten gebruikt voor meting van concentraties
boven toegestane grenswaarden

NEN-EN 45544-4:1999 en

Werkplekatmosfeer - Elektrische apparatuur gebruikt
voor de directe opsporing en directe concentratiemeting
van giftige gassen en dampen - Deel 4: Leidraad voor
selectie, installatie, gebruik en onderhoud

NEN-EN 50104:2010 en

Elektrisch materieel voor de detectie en meting van
zuurstof - Gebruikseigenschappen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 50130-4:2011 en

Alarmsystemen - Deel 4: Elektromagnetische
compatibiliteit - Produktgroepnorm - Immuniteitseisen
voor onderdelen van brand-, inbraak-, overval-, CCTV,
toegangscontrole en sociale alarmsystemen

NEN-EN 50130-5:2011 en

Alarmsystemen - Deel 5: Beproevingsmethoden voor de
invloed van omgevingsinvioeden

NEN-EN 50131-2-3:2008 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-3:
Eisen voor microgolfdetectoren

NEN-EN 50131-2-5:2008 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-5:
Eisen voor gecombineerde passieve infrarood- en
ultrasone detectoren

NEN-EN 50131-2-6:2008 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-6:
Openingsmelders (magneetcontacten)

NEN-EN 50131-2-7-2:2012 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-7-2:
Inbraakdetectoren - Glasbreukdetectoren (passief)

NEN-EN 50131-2-7-1:2012 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-7-1:
Inbraakdetectoren - Glasbreukdetectoren (akoestisch)

NEN-EN 50131-2-7-3:2012 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-7-3:
Inbraakdetectoren - Glasbreukdetectoren (actief)

NPR-CLC/TS 50131-2-8:2012 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 2-
8: Inbraakdetectoren - Schokdetectoren

NEN-EN 50131-4:2009 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 4:
Waarschuwingsapparatuur

NPR-CLC/TS 50131-5-4:2012 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 5-
4: Beproeving van de compatibilieit van apparatuur in
inbraak- en overvalsystemen gelokaliseerd in ruimten
onder toezicht

NEN-EN 50131-8:2009 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 8:
Mistgeneratoren voor inbraakbeveiliging

NEN-EN 50133-1:1996/A1:2002 en

Alarmsystemen - Toegangsbewakingssystemen voor
beveiligingstoepassingen - Deel 1: Systeemeisen

NEN-EN 50133-1:1996 en

Alarmsystemen - Toegangsbewakingssystemen voor
beveiligingstoepassingen - Deel 1: Systeemeisen

NEN-EN 50133-1:1996/C1:1998 en

Alarmsystemen - Toegangsbewakingssystemen voor
beveiligingstoepassingen - Deel 1: Systeemeisen

NEN-EN 50133-2-1:2000 en

Alarmsystemen - Toegangsbewakingssystemen voor
beveiligingstoepassingen - Deel 2-1: Algemene eisen

voor onderdelen
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NEN-EN 50133-7:1999 en

Alarmsystemen - Toegangsbewakingssystemen voor
beveiligingstoepassingen - Deel 7: Richtlijnen voor de
toepassing

NEN-EN 50134-1:2002 en

Alarmsystemen - Sociale alarmsystemen - Deel 1:
Systeemeisen

NEN-EN 50134-2:1999 en

Alarmsystemen - Sociale alarmsystemen - Deel 2:
Toestellen voor het in werking stellen van het alarm

NEN-EN 50134-3:2012 en

Alarmsystemen - Sociale alarmsystemen - Deel 3: Lokale
eenheid en besturingen

NEN-EN 50134-5:2004 en

Alarmsystemen - Sociale alarmsystemen - Deel 5:
Verbindingen en communicaties

NPR-CLC/TS 50134-7:2004 en

Alarmsystemen - Sociale alarmsystemen - Deel 7:
Richtlijnen voor de toepassing

NEN-EN 50136-1:2012 en

Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -
apparatuur - Deel 1: Algemene eisen voor
alarmtransmissiesystemen

NEN-EN 50136-2-1:1998/C1:1998
en

Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -
apparatuur - Deel 2-1: Algemene eisen voor
alarmtransmissieapparatuur

NEN-EN 50136-2-1:1998 en

Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -
apparatuur - Deel 2-1: Algemene eisen voor
alarmtransmissieapparatuur

NEN-EN 50136-2-1:1998/A1:2001
en

Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -
apparatuur - Deel 2-1: Algemene eisen voor
alarmtransmissieapparatuur

NEN-EN 50136-2-2:1998 en

Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -
apparatuur - Deel 2-2: Eisen voor apparatuur gebruikt in
systemen die gebruik maken van vaste
alarmverbindingen

NEN-EN 50136-2-3:1998 en

Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -
apparatuur - Deel 2-3: Eisen voor apparatuur gebruikt in
systemen met overdrachtseenheden die digitale signalen
doorgeven via het openbare telefoonnetwerk

NEN-EN 50136-2-4:1998 en

Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -
apparatuur - Deel 2-4: Eisen voor apparatuur gebruikt in
systemen met overdrachtseenheden die gesproken
berichten doorgeven via het openbare telefoonnetwerk

NPR-CLC/TS 50136-4:2004 en

Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -
apparatuur - Deel 4: Aankondigingsapparatuur voor
gebruik in alarmontvangstcentrales

NPR-CLC/TS 50136-7:2004 en

Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en
apparatuur - Deel 7: Richtlijnen voor de toepassing

NEN-EN 50194-1:2009 en

Elektrische toestellen voor de detectie van brandbare
gassen in woonhuizen - Deel 1: Beproevingsmethoden
en prestatie-eisen
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NEN-EN 50194-2:2007 en

Elektrische toestellen voor de detectie van brandbare
gassen in woonhuizen - Deel 2: Elektrische apparaten
voor een continue bediening in een vast opgestelde
installatie in recreatieve voertuigen en soortgelijke
woonhuizen - Aanvullende beproevingsmethoden en
prestatie-eisen

NEN-EN 50270:2007 en

Elektromagnetische compatibiliteit - Elektrisch materieel
voor de detectie en meting van brandbare gassen,
giftige gassen of zuurstof

NEN-EN 50271:2010 en

Elektrisch materieel voor de detectie en meting van
brandbare gassen, giftige gassen of zuurstof - Eisen voor
en beproevingen van toestellen die gebruikmaken van
programmatuur en digitale technieken

NEN-EN 50291-1:2010 en

Elektrisch materieel voor de detectie van
koolstofmonoxide in tot bewoning bestemde gebouwen -
Deel 1: Beproevingsmethoden en prestatie-eisen

NEN-EN 50291-1:2010/A1:2012 en

Elektrisch materieel voor de detectie van
koolstofmonoxide in tot bewoning bestemde gebouwen -
Deel 1: Beproevingsmethoden en prestatie-eisen

NEN-EN 50291-2:2010 en

Elektrisch materieel voor de detectie van
koolstofmonoxide in tot bewoning bestemde gebouwen -
Deel 2: Elektrisch materieel voor continu gebruik in een
vaste installatie in recreatieve voertuigen en soortgelijke
verblijfsruimten, met inbegrip van pleziervaartuigen -
Aanvullende beproevingsmethoden en prestatie-eisen

NEN-EN 50379-1:2012 en

Specificatie voor draagbaar elektrisch materieel bestemd
voor het meten van rookgasparameters van
verwarmingstoestellen - Deel 1: Algemene eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 50379-2:2012 en

Specificatie voor draagbaar elektrisch materieel bestemd
voor het meten van rookgasparameters van
verwarmingstoestellen - Deel 2: Gebruikseigenschappen
van materieel gebruikt bij verplichte inspecties en
waardebepalingen

NEN-EN 50379-3:2012 en

Specificatie voor draagbaar elektrisch materieel bestemd
voor het meten van rookgasparameters van
verwarmingstoestellen - Deel 3: Gebruikseigenschappen
van materieel gebruikt bij niet-verplicht onderhoud van
met gas gestookte verwarmingstoestellen

NPR-CLC/TS 50398:2009 en

Alarmsystemen - Gecombineerde en geintegreerde
alarmsystemen - Algemene eisen

NEN-EN 50402:2005 en

Elektrisch materieel voor de detectie en meting van
brandbare of giftige gassen, dampen of zuurstof - Eisen
aan de functionele veiligheid van vastbevestigde
gasdetectiesystemen

NEN-EN 50402:2005/A1:2008 en

Elektrisch materieel voor de detectie en meting van
brandbare of giftige gassen, dampen of zuurstof - Eisen
aan de functionele veiligheid van vastbevestigde
gasdetectiesystemen
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NEN-EN 50436-1:2005 en

Alcoholsloten - Beproevingsmethoden en prestatie-eisen
- Deel 1: Apparaten voor gebruik in
rehabilitatieprogramma’s voor overtreders van de
alcoholverkeerswet

NEN-EN 50436-1:2005 nl

Alcoholsloten - Beproevingsmethoden en prestatie-eisen
- Deel 1: Apparaten voor gebruik in programma's voor
overtreders van de alcoholverkeerswet

NEN-EN 50436-2:2008 nl

Alcoholsloten - Beproevingsmethoden en prestatie-eisen
- Deel 2: Apparaten met mondstuk voor algemeen
preventief gebruik

NEN-EN 50436-2:2008 en

Alcoholsloten - Beproevingsmethoden en prestatie-eisen
- Deel 2: Apparaten voor algemeen preventief gebruik

NPR-CLC/TR 50436-3:2010 en

Alcoholsloten - Beproevingsmethoden en prestatie-eisen
- Deel 3: Leidraad voor beleidsvormers, inkopers en
gebruikers

NPR-CLC/TR 50456:2008 en

Alarm systemen - Richtlijnen voor alarmsystemen voor
het bereiken van overeenstemming met EG-richtlijnen

NEN-EN 50518-1:2010 en

Monitoring en alarm ontvangstcentrales - Deel 1: Locatie
- en constructieeisen

NEN-EN 50518-2:2010/C1:2011 en

Monitoring en alarmontvangstcentrales - Deel 2:
Technische eisen

NEN-EN 50518-2:2010 en

Monitoring en alarmontvangstcentrales - Deel 2:
Technische eisen

NEN-EN 50518-3:2011 en

Monitoring en alarmontvangstcentrales - Deel 3:
Procedures en eisen voor de werking

NPR-CLC/TR 50531:2009 en

Alarmsystemen - Termen en definities

NEN-EN 50543:2011 en

Elektronische draagbare en vervoerbare apparatuur
ontworpen om de aanwezigheid van kooldioxide en/of
koolmonoxide binnenshuis te detecteren - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN-IEC 60849:1998 en;fr

Geluidsystemen voor toepassing in noodsituaties

NEN-EN-1SO 7731:2008 en

Ergonomie - Gevaarsignalen voor openbare- en
werkruimten - Akoestische gevaarsignalen

NEN-1SO 8201:2001 en

Akoestiek - Akoestisch noodsignaal voor ontruiming

NEN-1SO 13475-1:1999 en

Akoestiek - Stationaire hoorbare
waarschuwingsinstallaties voor gebuik buiten - Deel 1:
Veldmetingen voor de bepaling van de kwantiteit van de
geluidsemissie

NVN-ISO/TS 13475-2:2001 en

Akoestiek - Stationair hoorbaar waarschuwingsstelsel
gebruikmakend van geluidssignalen in de buitenlucht -
Deel 2: Precisiemethoden voor de bepaling van
geluidemissiegrootheden

NEN 2575:2004 nl

Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsinstallaties -
Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen
(Bouwbesluit 2012)

NEN 2575:2004/C1:2006 nl

Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsinstallaties -
Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen
(Bouwbesluit 2012)
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NEN 2575-1:2012 nl Brandveiligheid van gebouwen -
Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 1:
Algemeen

NEN 2575-2:2012 nl Brandveiligheid van gebouwen -
Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen- Deel 2:
Luidalarm -Ontruimingsalarminstallatie type A

NEN 2575-3:2012 nl Brandveiligheid van gebouwen -
Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 3:
Luidalarm - Ontruimingsalarminstallatie van type B

NEN 2575-5:2012 nl Brandveiligheid van gebouwen -
Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 5:
Stilalarm met attentiepanelen

NPR 8136:2012 nl Alarmtransmissie over IP-netwerken - Leidraad voor
ontwerp, installatie, inspectie en onderhoud, gebaseerd
op NEN-EN 50136-1

17.120.01 - Debietmeting van fluida, algemeen

NEN-EN 13798:2010 en Hydrometrie - Specificatie voor een standaard
regenmeter

NEN-EN 14236:2007 en Ultrasone huishoudelijke gasmeters

NPR-CEN/TR 15996:2011 en Hydrometrie - Debietmeting van smeltwater door

registratie van sneeuwmassa

NEN-EN-IEC 60534-4:2006 en;fr Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 4:
Keuring en stukbeproeving

NEN-1SO 29945:2009 en Gekoelde niet-op-aardolie-gebaseerde vloeibare
gasvormige brandstoffen - Dimethylether (DME) -
Methode voor handmatige bemonstering

17.120.10 - Debiet in gesloten leidingen
NEN-EN 12261:2002/A1:2007 en  |Gasmeters - Gasmeters met schoepenwiel

NEN-EN 12261:2002 en Gasmeters - Gasmeters met schoepenwiel

NPR-CEN/TR 13737-1:2012 en Implementatie richtlijn voor functionaliteitsnormen
opgesteld door CEN /TC 234 "Gasvoorziening"- Deel 1:
Algemeen

NEN-1SO 2186:2007 en Vloeistofstromen in gesloten leidingen - Verbindingen

voor overdracht van druksignalen tussen primaire en
secundaire elementen

NPR-1SO/TR 3313:1998 en Debietmetingen van vloeistofstromen in gesloten
leidingen - Leidraad voor de effecten van
stromingspulsaties op stromingsmeetinstrumenten

NEN-1SO 4185:1994 en Debietmeting van vloeistofstromen in gesloten systemen
- Weegmethode
NEN-EN-1SO 5167-1:2003 en Metingen van gas- en vloeistofstromen in leidingen met

volledige stroming en een cirkelvormige doorsnede met
gebruik van drukverschilmeters - Deel 1: Algemene
principes en voorwaarden

123



Document Taal Titel

NEN-EN-1SO 5167-2:2003 en

Metingen van gas-en vloeistofstromen in leidingen met
volledige stroming en een cirkelvorimige doorsnede met
gebruik van drukverschilmeters - Deel 2: Meetschijven

NEN-EN-1SO 5167-3:2003 en

Metingen van gas-en vloeistofstromen in leidingen met
volledige stroming en een cirkelvormige doorsnede met
gebruik van drukverschilmeters - Deel 3: Nozzles en
Venturi-nozzles

NEN-EN-1SO 5167-4:2003 en

Metingen van gas- en vloeistofstromen in leidingen met
volledige stroming en een cirkelvormige doorsnede met
gebruik van drukverschilmeters - Deel 4: Venturibuizen

NEN-1SO 5168:2005 en

Debietmeting voor gas- en vloeistofstromen - Evaluatie
van onzekerheden

NEN-EN-1SO 6817:1995 en

Debietmeting van geleidende vloeistofstromen in
gesloten systemen - Methoden die gebruik maken van
elektromagnetische debietmeters

NEN-EN-1SO 8316:1995 en

Debietmeting van vloeistofstromen in gesloten systemen
- Methoden die gebruik maken van volumebepaling in
een meetvat

NEN-1SO 9104:1994 en

Debietmeting van vloeistofstromen in gesloten systemen
- Methode voor de evaluatie van de prestatie van
electromagnetische debietmeters voor vioeistofstromen

NEN-EN-1SO 9300:2005 en

Debietmeting van gasstromen met Venturi-buizen bij
kritische stroming

NPR-I1SO/TR 9464:2008 en

Leidraad voor het gebruik van 1SO 5167:2003

NPR-ISO/TR 9824:2007 en

Hydrometrie - Debietmeting in gesloten leidingen

NEN-1SO 10790:1999/A1:2003 en

Meting van vloeistofstromen in gesloten systemen -
Leidraad voor de keuze, installatie en gebruik van
Coriolismeters (meting van massadebiet, dichtheid en
volumedebiet) - Richtlijnen voor gasmetingen

NEN-ISO 10790:1999 en

Meting van vloeistofstromen in gesloten systemen -
Leidraad voor de keuze, installatie en gebruik van
Coriolismeters (meting van massadebiet, dichtheid en
volumedebiet)

NEN-1SO 11631:1998 en

Meting van vloeistofdebiet - Methodes voor de
specificatie van prestaties van debietmeters

NEN-1SO 12242:2012 en

Debietmetingen van vloeistofstromen in gesloten
leidingen - Ultrasone meters voor vloeistoffen

NPR-1SO/TR 12764:1998 en

Meting van vloeistofstroom in gesloten leidingen -
Meting van de stroomsnelheid door vortex genererende
stroommeters die in cirkelvormige leidingen zijn
geplaatst die vollopen

NPR-ISO/TR 12765:1999 en

Debietmetingen van vloeistofstromen in gesloten
leidingen - Methoden die gebruik maken van passeertijd
metende ultrasone debietmeters

NPR-I1SO/TR 12767:2007 en

Debietmetingen van vloeistof- en gasstromen met
drukverschilmeters - Leidraad voor het effect van
afwijkingen van de specificaties en de operationele
omstandigheden beschreven in 1SO 5167-1
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NEN-1SO 13359:1998 en Meting van geleidende vloeistofstromen in gesloten
leidingen - Elektromagnetische debietmeters met flens -
Totale lengte

NEN-ISO 14164:1999 en Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van het
volumedebiet van gasstromen in schoorstenen -
Geautomatiseerde methode

NEN-1SO 14511:2001 en Debietmetingen van vloeistofstromen in gesloten
leidingen - Thermische massastroommeters

NPR-ISO/TR 15377:2007 en Debietmetingen van gas- en vloeistofstromen met
drukverschilmeters - Leidraad voor de specificatie van
meetschijven nozzles en Venturi nozzles buiten het
toepassingsgbied van 1SO 5167-1

NEN-1SO 17089-1:2010 en Debietmetingen van vloeistofstromen in gesloten
leidingen - Ultrasone meters voor gas - Deel 1: Meters
voor douane overslag en toewijzingsmeting

NEN-ISO 17089-2:2012 en Debietmetingen van vloeistofstromen in gesloten
leidingen - Ultrasone meters voor gas - Deel 2: Meters
voor industriéle toepassingen

NTA 8130:2007 nl Basisfuncties voor de meetinrichting voor elektriciteit,
gas en thermische energie voor kleinverbruikers

17.120.20 - Debiet in open kanalen

NVN-ENV 14028:2001 en Hydrometrie - Toepassing en kalibratie van
stroommeters met een propeller

NPR-CEN-1SO/TS 25377:2007 en  |Gids voor hydrometrische meetonzekerheid (HUG)

NEN-EN-1SO 748:2007 en Hydrometrie - Debietmeting van vloeistofstromen in
open kanalen met stroommeters

NEN-EN-1SO 772:2011 en;fr Hydrometrie - Terminologie en symbolen

NEN-1SO 1088:2007 en Hydrometrie - Snelheidsoppervlaktemethode - Collectie
en bereiding van gegevens voor de bepaling van de
onzekerheden in debietmeting

NEN-1SO 1100-1:2001 en Debietmeting in open waterlopen - Deel 1: Inrichting en
gebruik van een meetstation

NEN-1SO 1100-2:2010 en Hydrometrie - Debietmeting in open waterlopen - Deel
2: Bepaling van de relatie tussen waterstand en debiet

NEN-1SO 1438:2008/C1:2008 en Hydrometrie - Het meten van debieten in open
waterlopen met scherpe overlaten

NEN-ISO 1438:2008 en Hydrometrie - Het meten van debieten in open
waterlopen met scherpe overlaten

NEN-1SO 2425:2010 en Hydrometrie - Debietmeting in open kanalen onder
getijdenomstandigheden

NEN-1SO 2537:2007 en Hydrometrie - Propeller en rotor stroomsnelheidsmeters

NEN-1SO 3454:2008 en Hydrometrie - Afvoermetingen in open kanalen en
suspensie apparatuur

NEN-ISO 3455:2008 en Hydrometrie - Kalibratie van toelaatbare meters in
rechte open tanks

NEN-ISO 3846:2008 en Hydrometrie - Overlaten - Rechthoekige lange overlaten

NEN-1SO 4360:2008 en Hydrometrie - Debietmeting van vloeistofstromen in

open kanalen in overlaten - Driehoekige overlaten
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NEN-1SO 4363:2003 en

Debietmeting in open waterlopen - Methoden voor de
meting van suspensietransport

NEN-I1SO 4365:2005 en

Hydrometrie - Bezinksel in open stromen en rivieren -
Bepaling van de concentratie, korrelverdeling en
relatieve dichtheid

NEN-1SO 4366:2008 en

Hydrometrie - Echoloden voor dieptewatermetingen

NEN-EN-1SO 4373:2008 en

Hydrometrie - Toestellen voor het meten van het
waterpeil

NEN-EN-1SO 4375:2004 en

Hydrometrische bepalingen - Kabelbaansysteem voor
debietmeting

NEN-1SO 4377:2012 en

Hydrometrie - Meting van stroming in open waterlopen
met meetstuwen - V-vormige Crump overlaten

NEN-EN-1SO 6416:2005 en

Debietmeting in open waterlopen - Akoestische
debietmethode

NPR-ISO/TR 8363:1997 en

Debietmetingen in open kanalen - Algemene richtlijnen
voor de keuze van de methode

NEN-1SO 8368:1999 en

Hydrometrische bepalingen - Debietmetingen in open
kanalen met behulp van mechanische meetstuwen -
Leidraad voor de keuze van de meetstuwen

NEN-1SO 9123:2001 en

Debietmetingen in open waterlopen - Afvoerbepaling in
een waterloop met variabele benedenwaterstand

NPR-ISO/TR 9212:2006 en

Hydrometrie - Afvoermetingen in open kanalen -
Methode om het bodemtransport van sediment te
bepalen

NEN-1SO 9213:2004 en

Metingen van de totale afstand in open kanalen -
Elektromagnetische methode met gebruik van een
volledige kanaalbreedte band

NEN-1SO 9825:2005 en

Hydrometrie - Debietbepaling in open kanalen - Meting
van afvoer in grote rivieren en stromen

NPR-ISO/TR 11330:1997 en

Bepaling van de waterinhoud van en het waterpeil in
meren en reservoirs

NEN-1SO 11655:1995 en

Debietmetingen in open kanalen - Methode om de
prestatie van hydrometrische uitrusting op te geven

NEN-1SO 13550:2002 en

Hydrometrische bepalingen - Debietmeting in open
waterlopen met meetstuwen - Verticale schuiven met
onderstort

NEN-ISO 14139:2000 en

Hydrometrische bepalingen - Debietmeting(en) in open
waterlopen met behulp van meetstuwen -
Samengestelde meetstuwen

NEN-1SO 15769:2010 en

Hydrometrie - Richtlijnen voor de toepassing van
akoestische snelheidsmeters met gebruik van de doppler
- en echocorrelatiemethoden

NPR-ISO/TS 24155:2007 en

Hydrometrie - Hydrometrische data transmissie
systemen - Specificatie van systeemeisen

NPR-ISO/TR 24578:2012 en

Hydrometrie - Akoestische Dopplerprofielen - Methode
en toepassing voor meting van de stroom in open
kanalen
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23.040.01 - Pijpleidingen en toebehoren, algemeen
NEN-EN 476:1998 en

Binnen- en buitenrioleringen onder vrij verval -
Algemene eisen voor onderdelen

NEN-EN 476:2011 en

Algemene eisen voor rioleringsonderdelen

NEN-EN 489:2009 en

Stadsverwarmingsbuizen - Fabrieksmatig geisoleerde
verbonden buissystemen voor ondergrondse heet water
leidingnetten - Verbindingsconstructie voor stalen
mediumvoerende buizen met polyurethaanschuim als
isolatiemateriaal en met een polyetheen buitenmantel

NEN-EN 805:2000 en

Watervoorziening - Eisen aan distributiesystemen
buitenshuis

NEN-EN 1295-1:1998 en

Buitenriolering en waterleidingen onder verschillende
belastingsomstandigheden - Deel 1: Algemene eisen

NPR-CEN/TR 1295-2:2005 en

Statische berekeningen van buitenrioleringen en
waterleidingen buiten gebouwen onder verschillende
belastingsomstandigheden - Deel 2: Samenvatting van
nationaal vastgestelde berekeningen

CEN/TR 1295-3:2007 en

Statische berekeningen van buitenrioleringen en
waterleidingen buiten gebouwen onder verschillende
belastingsomstandigheden - Deel 3: Algemene methode

NPR-CEN/TS 1329-2:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenriolering (lage en
hoge temperatuur) - Ongeplasticeerd polyvinylchloride
(PVC-U) - Deel 2: Aanbevelingen voor de
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1333:2006 en

Flenzen en hun verbindingen - Pijpleidingcomponenten -
Definitie en keuze van PN

NEN-EN 1333:2006 nl

Flenzen en hun verbindingen - Pijpleidingcomponenten -
Definitie en keuze van PN

NEN-EN 1401-1:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering
- Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 1: Eisen voor
buizen, hulpstukken en het systeem (Bouwbesluit 2012)

NPR-CEN/TS 1401-2:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze
rioleringen - Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 2:
Leidraad voor de conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1455-1:2000 en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval binnenriolering
(lage en hoge temperatuur) - Acrylnitrilbutadieenstyreen
(ABS) - Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken en
leidingsystemen

CEN/TS 1456-2:2005 en

Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse en
bovengrondse drukriolering - Ongeplasticeerd PVC (PVC-
U) - Deel 2: Aanbevelingen voor de
conformiteitsbeoordeling

NPR-CEN/TS 1555-7:2013 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening -
Polyetheen (PE) - Deel 7: Aanbeveling voor de
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1594:2009 en

Gasvoorziening - Leidingsystemen voor maximale
bedrijfsdruk groter dan 16 bar - Functionele eisen

NEN-EN 1671:1997 en

Overdrukrioleringen buiten gebouwen
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NEN-EN 1852-1:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze buitenrioleringen
- Polypropeen (PP) - Deel 1: Eisen voor buizen,
hulpstukken en het systeem

NPR-CEN/TS 1852-2:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze buitenrioleringen
- Polypropeen (PP) - Deel 2: Conformiteitsbeoordeling

NPR-CEN/TS 1852-3:2003/A1:2005
en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering
- Polypropyleen (PP) - Deel 3: Aanbevelingen voor de
installatie

NPR-CEN/TS 1852-3:2003 en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering
- Polypropyleen (PP) - Deel 3: Aanbevelingen voor de
installatie

NEN-EN 1993-4-3:2009/C1:2009
en

Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 4-3: Buisleidingen (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1993-4-3:2009 en

Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 4-3: Buisleidingen (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 10329:2006 en

Stalen buizen en hulpstukken voor land en buitengaatse
pijpleidingen - Uitwendige deklagen voor velddichtingen

NEN-EN 12007-1:2012 en

Gasvoorzieningssystemen - Leidingen voor maximale
druk tot en met 16 bar - Deel 1: Algemene functionele
aanbevelingen

NEN-EN 12007-2:2012 en

Gasvoorzieningssystemen - Leidingen voor maximale
druk tot en met 16 bar - Deel 2: Specifieke functionele
aanbevelingen voor polyetheen (MOP tot en met 10 bar)

NEN-EN 12007-3:2000 en

Gasvoorzieningssystemen - Leidingen voor maximale
druk tot en met 16 bar - Deel 3: Specifieke functionele
aanbevelingen voor staal

NEN-EN 12007-4:2012 en

Gasvoorzieningssystemen - Leidingen voor maximale
druk tot en met 16 bar - Deel 4: Specifieke functionele
aanbevelingen voor renovatie

CEN/TR 12108:2012 en

Kunststofleidingsystemen - Leidraad voor de installatie in
gebouwen van drukleidingsystemen voor warm en koud
water bestemd voor menselijke consumptie

NPR-CEN/TS 12200-2:2003 en

Kunststofleidingsystemen voor bovengrondse
hemelwaterafvoer - Ongeplasticeerd Poly(vinylchloride)
(PVC-U) - Deel 2: Aanbeveling voor de
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 12201-1:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorziening en
voor drainage en drukriolering - Polyetheen (PE) - Deel
1: Algemeen

NEN-EN 12201-5:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorziening en
voor drainage en drukriolering - Polyetheen (PE) - Deel
5: Geschiktheid voor toepassing van het systeem

NEN-EN 12666-1:2006+A1:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze
binnen- en buitenrioleringen - Polyetheen (PE) - Deel 1:
Eisen voor buizen, hulpstukken en het systeem

NPR-CEN/TS 12666-2:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering
- Polyetheen (PE) - Deel 2: Leidraad voor de
conformiteitsbeoordeling
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NEN-EN 13052-1:2001 en

Invloed van materialen op water bestemd voor
menselijke consumptie - Organische materialen -
Bepaling van de kleur en troebelheid van water in
pijpleidingsystemen - Deel 1: Beproevingsmethode

NEN-EN 13380:2001 en

Algemene eisen voor onderdelen voor renovatie en
herstel van de buitenriolering

NEN-EN 13480-1:2012 en

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 1: Algemeen

NEN-EN 13480-1:2012 nl

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 1: Algemeen

NEN-EN 13480-2:2012 en

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 2: Materialen

NEN-EN 13480-2:2012 nl

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 2: Materialen

NEN-EN 13480-3:2012 en

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 3: Ontwerp
en berekening

NEN-EN 13480-4:2012 en

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 4: Fabricage
en installatie

NEN-EN 13480-4:2012 nl

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 4: Fabricage
en installatie

NEN-EN 13480-5:2012 en

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 5: Keuring en
beproeving

NEN-EN 13480-5:2012 nl

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 5: Keuring en
beproeving

NEN-EN 13480-6:2012 en

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 6:
Aanvullende eisen voor ondergrondse pijpleidingen

NPR-CEN/TR 13480-7:2002 en

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 7:
Aanbevelingen voor het gebruik van procedures voor
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 13480-8:2012 en

Metalen industriéle leidingsystemen - Deel 8:
Aanvullende eisen voor leidingen van aluminium en
aluminiumlegeringen

NEN-EN 13942:2009 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Transportleidingsystemen
- Leidingafsluiters

NEN-EN 13942:2009/C1:2009 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Transportleidingsystemen
- Leidingafsluiters

NEN-EN 14419:2009 en

Stadsverwarmingsbuizen - In de fabriek geisoleerde
buissystemen voor stadsverwarming -
Bewakingssystemen

NEN-EN 14457:2004 en

Algemene eisen voor onderdelen voor sleufloos
aangelegde buitenriolering

CEN/TS 14578:2003 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorziening en
riolering - Buizen van met glasvezel versterkte
thermohardende kunststoffen (GVK) op basis van
onverzadigde polyester harsen (UP) - Aanbevolen
richtlijnen voor de installatie

NPR-CEN/TS 14632:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor rioleringen en
watervoorziening, druk en drukloos - Glasvezelversterkte
thermohardende kunststoffen (GVK) gebaseerd op
onverzadigde polyesterharsen (UP) - Aanbevelingen voor
de conformiteitsbeoordeling
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NEN-EN 14758-1:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Polypropeen met minerale toevoegingen
(PP-MD) - Deel 1: Specificaties voor buizen, hulpstukken
en het systeem

NPR-CEN/TS 14758-2:2007 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Polypropeen met minerale toevoegingen
(PP-MD) - Deel 2: Leidraad voor
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 14801:2006 en

Voorwaarden voor drukclassificatie voor producten voor
drinkwater- en afvalwaterleidingen

NEN-EN 15001-1:2009 nl

Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met
bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriéle en
groter dan 5 bar voor industriéle en niet-industriéle
gasinstallaties - Deel 1: Gedetailleerde functionele eisen
voor ontwerp, materialen, constructie, inspectie en
beproeving (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 15001-1:2009 en

Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met
bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriéle en
groter dan 5 bar voor industriéle en niet-industriéle
gasinstallaties - Deel 1: Gedetailleerde functionele eisen
voor ontwerp, materialen, constructie, inspectie en
beproeving (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 15001-2:2008 nl

Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met
bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriéle en
groter dan 5 bar voor industriéle en niet-industriéle
gasinstallaties - Deel 2: Gedetailleerde functionele eisen
voor inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud

NEN-EN 15001-2:2008 en

Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met
bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriéle
installaties en groter dan 5 bar voor industriéle en niet-
industriéle gasinstallaties - Deel 2: Gedetailleerde
functionele eisen voor inbedrijfstelling, bedrijfsvoering
en onderhoud

NEN-EN 15012:2007 en

Kunststofleidingsystemen - Binnenhuisriolering -
Prestatiekenmerken voor buizen, hulpstukken en hun
verbindingen

NEN-EN 15014:2007 en

Kunststofleidingsystemen - Onder- en
bovengrondsystemen voor water en andere vloeistoffen
onder druk - Prestatiekenmerken voor buizen,
hulpstukken en hun verbindingen

NEN-EN 15015:2007 en

Kunststofleidingsystemen - Systemen voor heet en koud
water niet bedoeld voor menselijke consumptie -
Prestatiekenmerken voor buizen, hulpstukken en hun
verbindingen

NPR-CEN/TS 15173:2006 en

Gasvoorzieningssystemen - Referentiebasis voor Pipeline
Integrity Management Systems (PIMS)

NPR-CEN/TS 15174:2006 en

Gasvoorzieningsystemen - Richtlijnen voor
veiligheidsmanagementsystemen van transportleidingen
voor aardgas

NPR-CEN/TS 15223:2008 en

Kunststofleidingsystemen - Gevalideerde
ontwerpparameters van ondergrondse thermoplastische
leidingsystemen
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NEN-EN 15266:2007 en

Corrosievaste stalen buigzame gegolfde buissystemen in
gebouwen voor gas met een werkdruk tot en met 0,5
bar

NEN-EN 15542:2008 en

Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen
- Uitwendig cementmortel voor pijpen - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 15632-1:2009 en

Stadsverwarmingsbuizen - Fabrieksmatig geisoleerde
flexibele buissystemen - Deel 1: Algemene eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 15632-2:2010 en

Stadsverwarmingsbuizen - Fabrieksmatig geisoleerde
flexibele buissystemen - Deel 2: Meerlaags kunststof
buizen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 15632-3:2010 en

Stadsverwarmingsbuizen - Fabrieksmatige flexibele
buissystemen - Deel 3: Vol kunststof buizen - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 15632-4:2009 en

Stadsverwarmingsbuizen - Fabrieksmatig geisoleerde
flexibele buissystemen - Deel 4: Gelijmde meerdaagse
metalen buizen - Eisen en beproevingsmethoden

NPR-CEN/TR 16395:2012 en

Gasinfrastructuur - CEN/TC 234 Druk Definities -
Richtlijndocument

NEN-EN-1SO 1452-1:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding -
Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-1SO 1452-2:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding -
Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 2:
Buizen

NEN-EN-1SO 1452-4:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding -
Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 4:
Afsluiters

NEN-EN-1SO 1452-5:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding -
Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 5:
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NEN-EN-1SO 6412-1:1995 nl

Technische tekeningen - Vereenvoudigde tekenwijze van
pijpleidingen - Deel 1: Algemene regels en orthogonale
weergave

NEN-EN-1SO 6412-2:1995 nl

Technische tekeningen - Vereenvoudigde tekenwijze van
pijpleidingen - Deel 2: Isometrische projectie

NEN-EN-1SO 6412-3:1996 nl

Technische tekeningen - Vereenvoudigde tekenwijze van
pijpleidingen - Deel 3: Toebehoren voor ventilatie- en
afvoersystemen

NEN-EN-1SO 6708:1995 nl

Pijpleidingcomponenten - Definitie en keuze van DN
(nominale middellijn)

NEN-EN-1SO 9311-1:2005 en

Lijmen voor thermoplastische leidingsystemen - Deel 1:
Bepaling van de filmeigenschappen

NEN-EN-1SO 9311-2:2011 en

Lijmen voor thermoplastische leidingsystemen - Deel 2:
Bepaling van de schuifsterkte
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NEN-EN-1SO 9311-3:2005 en

Lijmen voor thermoplastische leidingsystemen - Deel 3:
Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand
tegen inwendige druk

NPR-ISO/TS 10465-1:2007 en

Ondergrondse installatie van flexibele met glasvezel
versterkte thermohardende (GPR) leidingen - Deel 1:
Installatie procedures

NPR-ISO/TR 10465-2:2007 en

Ondergrondse installatie van flexibele met glasvezel
versterkte leidingen op basis van onverzadigde polyester
hars (GRP-UP):Deel 2: Vergelijking van statische
calculatiemethoden

NPR-ISO/TR 10465-3:2007 en

Ondergrondse installatie van flexibele met glasvezel
versterkte leidingen op basis van onverzadigde polyester
hars (GRP-UP) - Deel 3: Installatieparameters en
toepassingslimieten

NEN-EN-1SO 10931:2005 en

Kunststofleidingssystemen voor industriéle toepassingen
- Polyvinylidenefluoride (PVDF) - Specificaties voor
onderdelen en het leidingssysteem

NEN-EN-1SO 11295:2010 en

Richtlijn van de classificatie en het ontwerp van
kunststofleidingsystemen voor renovatie

NEN-EN-1SO 13845:2000 en

Kunststofleidingsystemen - Mofverbindingen met een
rubber-ringafdichting voor gebruik met buizen van
ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) -
Beproevingsmethode voor de dichtheid bij inwendige
druk en met een hoekverdraaiing

NEN-EN-1SO 14692-
4:2003/C1:2007 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Met glasvezel versterkte
kunststofbuizen (GVK) - Deel 4: Vervaardiging, installatie
en functionering

NEN-EN-1SO 15493:2003 en

Kunststofleidingsystemen voor industriéle toepassingen -
ABS, PVC-U en PVC-C - Specificaties voor onderdelen en
leidingsystemen - Metrische reeks

NEN-EN-1SO 15494:2003 en

Kunststofleidingsystemen voor industriéle toepassingen -
Polybuteen (PB), polyetheen (PE) en polypropeen (PP) -
Specificaties voor onderdelen en leidingsystemen -
Metrische reeks

NEN-EN-1SO 15874-
1:2004/A1:2007 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-1SO 15874-1:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-1SO 15874-
2:2004/A1:2007 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 2:
Buizen

NEN-EN-1SO 15874-2:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 2:
Buizen

NEN-EN-1SO 15875-
1:2004/A1:2007 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel
1: Algemeen

132



Document Taal Titel

NEN-EN-1SO 15875-1:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel
1: Algemeen

NEN-EN-1SO 15875-2:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel
2: Buizen

NEN-EN-1SO 15875-
2:2004/A1:2007 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernetpolyetheen (PE-X) - Deel
2: Buizen

NEN-EN-ISO 15876-
1:2004/A1:2007 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 1:
Algemeen

NPR-CEN-1SO/TS 15877-7:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd PVC (PVC-C) - Deel
7: Leidraad voor conformiteitsbeoordeling

NPR-ISO/TR 16913:1999 en

Kunststof leidingen en fittingen - Definities van soorten
beproevingen

NEN-EN-1SO 21003-1:2008 en

Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties in gebouwen - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-1SO 21003-5:2008 en

Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties in gebouwen - Deel 5:
Geschiktheid van het systeem

NEN-EN-1SO 22391-1:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-1SO 22391-2:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-1SO 22391-3:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 3: Fittingen

NEN-EN-1SO 22391-5:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 5: Geschiktheid voor
de toepassing van het systeem

NPR-CEN-1SO/TS 22391-7:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 7: Richtlijn voor de
beoordeling van de conformiteit

NEN 1714:1960 nl

Algemene eisen voor melkleidingen

NPR 2760:1991 nl

De wederzijdse beinvloeding van buisleidingen en
hoogspanningsverbindingen

NEN 3214:1992 nl

Binnenriolering in woningen en woongebouwen -
Aanduidingen van onderdelen op tekeningen

NEN 3215:2011 nl

Gebouwriolering en buitenriolering binnen de
perceelgrenzen - Bepalingsmethoden voor de
afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van
dakuitmondingen (Bouwbesluit 2012)

NTR 3216:2012 nl

Binnenriolering - Richtlijnen voor ontwerp en uitvoering
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NPR 3218:1984 nl

Buitenriolering onder vrij verval - Aanleg en onderhoud

NEN 3287:1986 nl

Binnenriolering in woningen en woongebouwen -
Aansluiting van condensvormende, met gas gestookte
toestellen

NEN 3300:1996 nl

Buitenriolering - Termen en definities

NEN 3653:2009 en

Methoden voor de vaststelling van acceptatiecriteria voor
defecten in rondlassen van pijpleidingen

NPR 3659:1996/A1:2003 nl

Ondergrondse pijpleidingen - Grondslagen voor de
sterkteberekening

NPR 3659:1996/A1:2003/C1:2006
nl

Ondergrondse pijpleidingen - Grondslagen voor de
sterkteberekening

NPR 3659:1996 nl

Ondergrondse pijpleidingen - Grondslagen voor de
sterkteberekening

NEN 7244-1:2003 nl

Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12007-1 -
Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale
bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 1: Algemene
functionele eisen

NEN 7244-2:2004 nl

Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12007-2 -
Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale druk
tot en met 16 bar - Deel 2: Specifieke functionele eisen
voor polyetheen (MOP tot en met 10 bar)

NEN 7244-3:2004 nl

Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12007-3 -
Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale druk
tot en met 16 bar - Deel 3: Specifieke functionele eisen
voor staal

NEN 7244-6:2005 nl

Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale druk
tot en met 16 bar - Deel 6: Specifieke functionele eisen
voor aansluitleidingen

NTA 8000:2009 nl

Specificatie voor een risicomanagementsysteem (RMS)
voor risico's van buisleidingsystemen voor het transport
van gevaarlijke stoffen in de beheerfase

NTA 8000:2009 en

23.040.10 - Stalen en ijzeren pijpleidingen
NEN-EN 253:2009 en

Specificatie voor een risicomanagementsysteem (RMS)
Voor risico's van buisleidingsystemen voor het transport
van gevaarlijke stoffen in de beheerfase

Stadsverwarmingsbuizen - Fabrieksmatig geisoleerde
verbonden buissystemen voor ondergrondse warm water
leidingnetten - Rechte buizen samengesteld uit een
stalen mediumvoerende buis met polyurethaanschuim
als isolatiemateriaal en met een polyetheen
buitenmantel

NEN-EN 545:2010 en

Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen
voor waterleidingen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 598:2007+A1:2009 en

Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen
voor afvalwatertoepassingen - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN
877:1999/A1:2006/C1:2008 en

Gietijzeren buizen en hulpstukken, verbindingen en
onderdelen voor rioleringssystemen - Eisen,
beproevingsmethoden en kwaliteitsborging
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NEN-EN 877:1999/A1:2006 en

Gietijzeren buizen en hulpstukken, verbindingen en
onderdelen voor rioleringssystemen - Eisen,
beproevingsmethoden en kwaliteitsborging

NEN-EN 877:1999 en

Gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor
rioleringssystemen - Eisen, beproevingsmethoden en
kwaliteitsborging

NEN-EN 969:2009 en

Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen
voor gasleidingen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1123-1:1999 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste,
stalen buizen - thermisch verzinkt - met spie-
mofverbinding voor riolering - Deel 1: Eisen,
beproevingen, kwaliteitscontrole

NEN-EN 1123-1:1999/A1:2004 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
thermisch verzinkte stalen buizen, met spie-
mofverbinding voor riolering - Deel 1: Eisen,
beproevingen, kwaliteitscontrole

NEN-EN 1123-2:2006+A1:2007 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
thermisch verzinkte stalen buizen met spie-
mofverbinding voor riolering - Deel 2: Afmetingen

NEN-EN 1123-3:2004 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
thermisch verzinkte stalen buizen, met spie-
mofverbinding voor riolering - Deel 3: Afmetingen en
speciale eisen voor binnenriolering onder druk en voor
binnenriolering in schepen

NEN-EN 1124-1:1999 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spiemofverbinding voor
riolering - Deel 1: Eisen, beproevingen,
kwaliteitscontrole

NEN-EN 1124-1:1999/A1:2004 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spiemofverbinding voor
riolering - Deel 1: Eisen, beproevingen,
kwaliteitscontrole

NEN-EN 1124-2:2007 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spie-mofverbindingen
voor riolering - Deel 2: Systeem S - Afmetingen

NEN-EN 1124-3:2008 en

Buizen en hulpstukken in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spie-mofverbinding voor
riolering - Deel 3: Systeem X - Afmetingen

NEN-EN 1124-4:2006 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spie-mofverbinding voor
riolering - Deel 4: Onderdelen voor rioleringen onder
onderdruk en voor rioleringen op schepen

NEN-EN 10216-1:2002/A1:2004 en

Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 1: Buizen van

ongelegeerd staal met eigenschappen gespecificeerd bij
omgevingstemperatuur

NEN-EN 10216-1:2002 en

Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 1: Buizen van

ongelegeerd staal met eigenschappen gespecificeerd bij
omgevingstemperatuur
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NEN-EN 10216-2:2002+A2:2007 en

Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 2: Buizen van
ongelegeerd en gelegeerd staal met eigenschappen
gespecificeerd bij verhoogde temperatuur

NEN-EN 10216-3:2002/A1:2004 en

Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 3: Buizen van
gelegeerd fijnkorrelig staal

NEN-EN 10216-3:2002 en

Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 3: Buizen van
gelegeerd fijnkorrelig staal

NEN-EN 10216-4:2002 en

Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 4: Buizen van
ongelegeerd en gelegeerd staal met eigenschappen
gespecificeerd bij lage temperatuur

NEN-EN 10216-4:2002/A1:2004 en

Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 4: Buizen van
ongelegeerd en gelegeerd staal met eigenschappen
gespecificeerd bij lage temperatuur

NEN-EN 10216-5:2004 en

Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 5:
Corrosievaste stalen buizen

NEN-EN 10216-5:2004/C1:2008 en

Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 5:
Corrosievaste stalen buizen

NEN-EN 10217-1:2002/A1:2005 en

Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 1: Buizen van
ongelegeerd staal met eigenschappen gespecificeerd bij
omgevingstemperatuur

NEN-EN 10217-1:2002 en

Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 1: Buizen van
ongelegeerd staal met eigenschappen gespecificeerd bij
omgevingstemperatuur

NEN-EN 10217-2:2002/A1:2005 en

Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 2: Elektrisch
gelaste buizen van ongelegeerd en gelegeerd staal met
eigenschappen gespecificeerd bij verhoogde
temperatuur

NEN-EN 10217-2:2002 en

Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 2: Elektrisch
gelaste buizen van ongelegeerd en gelegeerd staal met
eigenschappen gespecificeerd bij verhoogde
temperatuur

NEN-EN 10217-3:2002 en

Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 3: Buizen van
gelegeerd fijnkorrelig staal

NEN-EN 10217-3:2002/A1:2005 en

Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 3: Buizen van
gelegeerd fijnkorrelig staal
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NEN-EN 10217-4:2002/A1:2005 en

Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 4: Elektrisch
gelaste buizen van ongelegeerd staal met
eigenschappen gespecificeerd bij lage temperatuur

NEN-EN 10217-4:2002 en

Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 4: Elektrisch
gelaste buizen van ongelegeerd staal met
eigenschappen gespecificeerd bij lage temperatuur

NEN-EN 10217-5:2002/A1:2005 en

Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 5:
Onderpoedergelaste buizen van ongelegeerd en
gelegeerd staal met eigenschappen gespecificeerd bij
verhoogde temperatuur

NEN-EN 10217-5:2002 en

Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 5:
Onderpoedergelaste buizen van ongelegeerd en
gelegeerd staal met eigenschappen gespecificeerd bij
verhoogde temperatuur

NEN-EN 10217-6:2002 en

Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 6:
Onderpoedergelaste buizen van ongelegeerd staal met
eigenschappen gespecificeerd bij lage temperatuur

NEN-EN 10217-6:2002/A1:2005 en

Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 6:
Onderpoedergelaste buizen van ongelegeerd staal met
eigenschappen gespecificeerd bij lage temperatuur

NEN-EN 10217-7:2005 en

Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk -
Technische leveringsvoorwaarden - Deel 7:
Corrosievaste stalen buizen

NEN-EN 10220:2003 en

Naadloze en gelaste stalen buizen - Afmetingen en
massa's per lengte

NEN-EN 10224:2003 en

Ongelegeerde stalen buizen en hulpstukken voor het
transport van waterige vloeistoffen, inclusief drinkwater
- Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10224:2002/A1:2005 en

Ongelegeerde stalen buizen en hulpstukken voor het
transport van waterige vloeistoffen - Technische
leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10240:1998 en

Inwendige en/of uitwendige beschermende deklagen
voor stalen buizen - Specificaties voor dompelverzinkte
deklagen aangebracht in geautomatiseerde installaties

NEN-EN 10255:2004+A1:2007 en

Buizen van ongelegeerd staal geschikt voor lassen en
draadsnijden - Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10256:2000 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen -
Kwalificatie en bekwaamheid van personeel voor niet-
destructief onderzoek van niveau 1 en 2

NEN-EN 10288:2002 en

Stalen buizen en hulpstukken voor land- en zeeleidingen
- Uitwendige bekledingen in 2 lagen op basis van
geéxtrudeerde polyetheen

NEN-EN 10298:2005 en

Stalen buizen en hulpstukken voor leidingen op land en
in zee - Inwendige voeringen met cementmortel
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NEN-EN 10312:2002/A1:2005 en

Gelaste corrosievaste stalen buizen voor het transport
van water en vloeistoffen - Technische
leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10312:2003 en

Gelaste corrosievaste stalen buizen voor het transport
van waterige vloeistoffen inclusief drinkwater -
Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10339:2007 en

Stalen buizen voor land- en zeeleidingen - Inwendige
vloeibare aangebrachte epoxy voering voor
corrosiebescherming

NEN-EN 12954:2001 en

Kathodische bescherming van metalen constructie in de
grond of in het water - Algemene principes en
toepassing van pijpleidingen

NEN-EN 13941:2009+A1:2010 en

Ontwerp en installatie van voor-geisoleerde
buissystemen voor stadsverwarming

NEN-EN 14525:2004 en

Nodulaire gietijzeren koppelingen en overgangsstukken
van flenzen voor gebruik met buizen van verschillende
materialen: nodulair gietijzer, Grijs gietijzer, Staal, PVC-
U PE, vezel-cement

NEN-EN 14628:2005 en

Nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken - Uitwendige
polyetheen coating voor buizen - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 14901:2006 en

Nodulaire gietijzeren buizen, hulpstukken en
verbindingen - Epoxy-bekleding (berekend op zwaar
werk) van nodulair gietijzeren hulpstukken en
verbindingen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 15189:2006 en

Nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken - Uitwendige
polyurethaan bekleding voor buizen - Eisen en
beproevingsmethoden

NPR-CEN/TR 15545:2007 en

Leidraad voor het gebruik EN 545

NEN-EN 15655:2009 en

Nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken - Inwendige
polyurethaan voering voor buizen en hulpstukken - Eisen
en beproevingsmethoden

NEN-EN 15698-1:2009 en

Stadsverwarmingsbuizen - Fabrieksmatig geisoleerde
verbonden dubbele buissystemen voor ondergrondse
warm water leidingnetten - Deel 1: Rechte buizen
samengesteld uit twee stalen mediumvoerende buizen
met polyurethaanschuim als isolatiemateriaal en met een
polyetheen buitenmantel

CEN/TR 16017:2010 en

Richtlijn voor het gebruik van EN 598 (Nodulair
gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor
afvalwatertoepassingen - Eisen en
beproevingsmethoden)

NEN-EN-1SO 1127:1996-10 nl

Buizen van corrosievast staal - Afmetingen, toleranties
en massa's per eenheid van lengte

NEN-ISO 8180:2006 en

Modulaire gietijzeren buizen - Polyethylene kous voor
plaatstoepassing

NEN-EN-1SO 8491:2004 en

Metalen - Buizen (buislengte) - Buigproef

NEN-1SO 10803:1999 en

Ontwerpmethoden voor smeedijzeren leidingen
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NEN-EN-1SO 10893-1:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 1:
Geautomatiseerd elektromagnetisch onderzoek van
naadloze en gelaste (met uitzondering van
onderpoedergelaste) stalen buizen voor de verificatie
van de lekdichtheid, in plaats van hydrostatische proef

NEN-EN-1SO 10893-2:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 2:
Geautomatiseerd wervelstroomonderzoek van naadloze
en gelaste (met uitzondering van onderpoedergelaste)
stalen buizen voor het aantonen van onvolkomenheden

NEN-EN-1SO 10893-3:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 3:
Geautomatiseerd onderzoek op lekdichtheid met
magnetische strooiflux over de gehele omtrek van
naadloze en gelaste (met uitzondering van
onderpoedergelaste) ferromagnetische stalen buizen
voor het aantonen van onvolkomenheden in de lengte-
en omtreksrichting

NEN-EN-1SO 10893-4:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 4:
Penetrantonderzoek van naadloze en gelaste stalen
buizen voor het aantonen van
oppervlakteonvolkomenheden

NEN-EN-1SO 10893-5:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 5:
Magnetisch onderzoek van naadloze en gelaste
ferromagnetische stalen buizen voor het aantonen van
oppervlakteonvolkomenheden

NEN-EN-1SO 10893-6:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 6:
Radiografisch onderzoek van de las van gelaste stalen
buizen voor het aantonen van onvolkomenheden

NEN-EN-1SO 10893-7:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 7:
Digitaal radiografisch onderzoek van de las van gelaste
stalen buizen voor het aantonen van onvolkomen

NEN-EN-1SO 10893-8:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 8:
Geautomatiseerd onderzoek van naadloze en gelaste
stalen buizen voor het aantonen van dubbelingen

NEN-EN-1SO 10893-9:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 9:
Geautomatiseerd ultrasoon onderzoek van band/plaat,
dat wordt gebruikt voor de fabricage van gelaste stalen
buizen, voor het aantonen van dubbelingen

NEN-EN-1SO 10893-10:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 10:
Geautomatiseerd ultrasoon onderzoek over de gehele
omtrek van naadloze en gelaste (met uitzondering van
onderpoedergelaste) stalen buizen voor het aantonen
van onvolkomenheden in de lengte- en omtreksrichting

NEN-EN-1SO 10893-11:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 11:
Geautomatiseerd ultrasoon onderzoek van de las van
gelaste stalen buizen voor het aantonen van
onvolkomenheden in de lengte- en omtreksrichting

NEN-EN-1SO 10893-12:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 12:
Geautomatiseerd ultrasoon dikteonderzoek over de
gehele omtrek voor naadloze en gelaste (behalve
onderpoedergelaste) stalen buizen
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NEN-EN-1SO 13680:2010 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Corrosievaste gelegeerde
naadloze buizen voor het gebruik als bekledings- en
productiebuizen en koppelingen - Technische
leveringsvoorwaarden

NEN-EN-1SO 21809-1:2011 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Uitwendige deklagen
voor ondergrondse en verzonken leidingen gebruikt in
transportleidingsystemen - Deel 1: Polyolefin deklagen
(3-laags PE en 3-laags PP)

NEN 1472:1960 nl

Melkleidingen - Naadloze chroomnikkelstalen pijpen

NEN 1982:1986 nl

Gelaste stalen precisiebuizen voor centrale-verwarmings-
en gasinstallaties

NEN 3045:1957 nl

Gietijzeren pijpen en hulpstukken voor drukleidingen

NEN 3045:1957/C1:1974 nl

Gietijzeren pijpen en hulpstukken voor drukleidingen

NEN 3257:1974 nl

Stalen draadpijpen en sokken

NEN 3650-1:2012 nl

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 1: Algemene eisen

NEN 3650-2:2012 nl

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 2: Aanvullende
eisen voor leidingen van staal

NEN 3650-4:2012 nl

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 4: Aanvullende
eisen voor leidingen van beton

NEN 3650-5:2012 nl

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 5: Aanvullende
eisen voor leidingen van gietijzer

NEN 3651:2012 nl

Aanvullende eisen voor buisleidingen in of nabij
belangrijke waterstaatswerken

NEN 6901:1976 en

Voorbehandeling voor het bekleden van ondergronds te
leggen stalen buizen en hulpstukken

NEN 6901:1976 nl

Voorbehandeling voor het bekleden van ondergronds te
leggen stalen buizen en hulpstukken

NEN 6902:1986 nl

Uitwendige bekleding met PE van ondergronds te leggen
stalen buizen en hulpstukken

NEN 6902:1986 en

Uitwendige bekleding met PE van ondergronds te leggen
stalen buizen en hulpstukken

NPR 6903:1986 nl

Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit aan de
buitenzijde met PE beklede stalen buizen en hulpstukken

NEN 6905:1983 nl

Uitwendige epoxy-bekledingen van ondergronds te
leggen stalen buizen en hulpstukken

NPR 6906:1983 nl

Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit stalen
buizen en hulpstukken die aan de buitenzijde zijn
voorzien van een epoxy-bekleding

NEN 6910:1983 nl

Uitwendige bekleding met (asfalt)bitumen van
ondergronds te leggen stalen buizen en hulpstukken

NPR 6911:1983 nl

Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit stalen
buizen en hulpstukken die aan de buitenzijde zijn
voorzien van een (asfalt)bitumen bekleding

NPR 6912:1997 nl

Kathodische bescherming van "onshore" buisleidingen
en constructies van metaal

NEN 6913:1983 nl

Inwendige bekleding met (asfalt)bitumen van
ondergronds te leggen stalen vaten, buizen en
hulpstukken
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NEN 7002:1968/C1:1979 nl

Centrifugaal gegoten gietijzeren afvoerbuizen (GA)
(Bouwbesluit 2012)

NEN 7002:1968 nl

Centrifugaal gegoten gietijzeren afvoerbuizen (GA)
(Bouwbesluit 2012)

NEN 7041:1976 nl

Verzinkte en/of met kunststof beklede stalen pijpen en
hulpstukken voor binnenriolering

NEN 7062:1986 en

Gietijzeren buizen voor hulpstukken van het mofloze
type voor binnenrioleringen

NEN 7062:1986 nl

NEN-EN 1057:2006+A1:2010 en

Gietijzeren buizen voor hulpstukken van het mofloze
type voor binnenrioleringen

23.040.15 - Pijpleidingen van non-ferro metalen

Koper en koperlegeringen - Naadloze koperen buizen
voor gas- en waterleidingen in sanitaire en
verwarmingstoepassingen

NEN-EN 1971-2:2011 en

Koper en koperlegeringen - Wervelstroombeproeving
voor het meten van defecten op ronde naadloze koperen
buizen en koperlegering buizen - Deel 2: Beproeving met
een omsluitingsproef met ring aan de binnenkant

NEN-EN 12449:2012 en

Koper en koperlegeringen - Naadloze, ronde buizen voor
algemene toepassingen

NEN-EN 12450:2012 en

Koper en koperlegeringen - Naadloze, koperen capillaire
buizen

NEN-EN 12451:2012 en

Koper en koperlegeringen - Naadloze, ronde buizen voor
warmtewisselaars

NEN-EN 12452:2012 en

Koper en koperlegeringen - Naadloze, gewalste buizen
met ribben voor warmtewisselaars

NEN-EN 12735-1:2010 en

Koper en koperlegeringen - Naadloze, ronde buizen voor
luchtbehandeling en koeling - Deel 1: Buizen voor
leidingsystemen

NEN-EN 12735-2:2010 en

Koper en koperlegeringen - Naadloze, ronde buizen voor
luchtbehandeling en koeling - Deel 2: Buizen voor
apparaten

NEN-EN 13348:2008 en

Koper en koperlegeringen - Naadloze, ronde koperen
buizen voor medische gassen of vacuum

NEN-EN 13349:2002 en

Koper en koperlegeringen - Vooraf geisoleerde koperen
buizen met een massieve bedekking

NEN 1273:1967 nl

Slangtuiten en slangpuntstukken voor gas

NEN 2286:1959 nl

Beugels voor naadloze koperen pijpen

NEN 2286:1959/C1:1961 nl

Beugels voor naadloze koperen pijpen

NEN 2381:1968 nl

Slangpuntstukken voor propaan en butaan

NEN 2541:1967 nl

Puntstukken voor capillaire soldeerverbinding voor
gasleidingen

NEN 2542:1967 nl

Puntstukken met buitendraad voor gasleidingen

NEN 2544:1967 nl

Wartelmoeren voor puntstukken voor gas- en
waterleidingen

NEN 2545:1967 nl

Pakkingringen voor puntstukken voor gasleidingen

NEN 2547:1967 nl

Puntstukken met buitendraad voor waterleidingen
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NEN 2548:1967 nl

Pakkingringen voor puntstukken voor waterleidingen

NEN 2549:1968 nl

Draadstukken voor capillaire soldeerverbinding voor
driedelige koppelingen in gas- en waterleidingen

NEN 2550:1968 nl

Draadstukken met buitendraad voor driedelige
koppelingen in gas- en waterleidingen

NEN 2551:1968 nl

Draadstukken met binnendraad voor driedelige
koppelingen in gasleidingen

NEN 2552:1968 nl

NEN-EN 580:2003 en

23.040.20 - Pijpleidingen van kunststof

Draadstukken met binnendraad voor driedelige
koppelingen in waterleidingen

Kunststofleidingsystemen - PVC-U buizen -
Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand
tegen aantasting door dichloormethaan bij een
vastgestelde temperatuur (DCMT)

NEN-EN 637:1994 en

Kunststofleidingsystemen - Onderdelen van met
glasvezel versterkte kunststoffen - Bepaling van het
gehalte van de bestanddelen met de gravimetrische
methode

NEN-EN 705:1994 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van
met glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen
(GRP) - Methoden van regressieanalyse en hun
toepassing

NEN-EN 705:1994/C1:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van
met glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen
(GRP) - Methoden van regressieanalyse en hun
toepassing

NEN-EN 714:1994 en

Kunststofleidingsystemen - Niet-trekvaste
ringafdichtingen van elastomeerrubber tussen
drukbuizen en hulpstukken - Beproevingsmethode voor
de lekdichtheid onder inwendige hydrostatische druk
zonder axiale belasting

NEN-EN 727:1994 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Buizen en
hulpstukken van thermoplasten - Bepaling van de Vicat-
verwekingstemperatuur (VST)

NEN-EN 728:1997 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Buizen en
hulpstukken van polyolefinen - Bepaling van de
oxidatieve inductietijd

NEN-EN 744:1995 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Buizen van
thermoplasten - Beproevingsmethode voor de weerstand
tegen uitwendige slagbelastingen op plaatsen klokgewijs
verdeeld langs de omtrek

NEN-EN 761:1994 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel
versterkte thermoharde kunststoffen (GRP) - Bepaling
van de kruip bij droge omstandigheden

NEN-EN 802:1994 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Gespuitgiete
fittingen van thermoplasten voor drukbuissystemen -
Beproevingsmethode voor de maximale vervorming door
samendrukken
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NEN-EN 803:1994 en

Kunststofleidingsystemen - Gespuitgiete fittingen van
thermoplasten voor elastische ringafdichtingen voor
drukbuizen - Beproevingsmethode voor de weerstand
tegen korte-duur inwendige druk zonder axiale belasting

NEN-EN 804:1994 en

Kunststofleidingsystemen - Gespuitgiete moffen voor
lijmverbindingen voor drukbuizen - Beproevingsmethode
voor de weerstand tegen korte-duur inwendige
hydrostatische druk

NPR-CEN/TR 852:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor het transport van
drinkwater - Migratie-onderzoek - Leidraad voor de
interpretatie van migratiewaarden bepaald op
laboratoriumschaal

NEN-EN 917:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Afsluiters van thermoplasten
- Beproevingsmethode voor de weerstand tegen
inwendige druk en de lekdichtheid

ENV 1046:2001 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Systemen
buitenshuis voor het transport van water of afvalwater -
Praktijkrichtlijnen voor bovengrondse en ondergrondse
aanleg

NEN-EN 1053:1995 en

Kunststofleidingsystemen - Kunststofleidingsystemen
van thermoplasten voor drukloze toepassingen -
Beproevingsmethode voor de waterdichtheid

NEN-EN 1054:1995 en

Kunststofleidingsystemen - Kunststofleidingsystemen
van thermoplasten voor binnenrioleringen -
Beproevingsmethode voor de luchtdichtheid van
verbindingen

NEN-EN 1055:1996 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van thermoplasten
voor binnenrioleringen - Beproevingsmethode voor de
weerstand tegen cyclische temperaturen

NEN-EN 1119:2009 en

Kunststofleidingsystemen - Verbindingen voor met
glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen (GVK)
buizen en hulpstukken - Beproevingsmethode voor de
dichtheid en de weerstand tegen beschadiging van de
flexibele verbindingen met elastomerische
afdichtingselementen

NEN-EN 1120:1996 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van
met glasvezel versterkte thermohardende kunststoffen
(GVK) - Bepaling van de weerstand tegen inwerking van
chemicalién aan de binnenkant van een segment onder
buiging

NEN-EN 1225:1996 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel
versterkte thermohardende kunststoffen (GRP) -
Bepaling van de kruipfactor onder vochtige
omstandigheden en berekening van de langeduur
specifieke ringstijfheid

NEN-EN 1226:1996 en

Kunststofleidingssystemen - Buizen van met glasvezel
versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) -
Beproevingsmethode voor het onderzoek van de
weerstand tegen initiéle ringvervorming
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NEN-EN 1227:1998 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel
versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) - Bepaling
van de langeduur relatieve ringvervorming onder
vochtige omstandigheden

NEN-EN 1228:1996 en

Kunststofleidingssystemen - Buizen van met glasvezel
versterkte thermoharde kunststoffen (GRP) - Bepaling
van de initiéle specifieke ringstijfheid

NEN-EN 1229:1996 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van
met glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen
(GVK) - Beproevingsmethode voor het onderzoek van
lekdichtheid van de wand bij korteduur inwendige druk

NEN-EN 1393:1996/C1:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel
versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) - Bepaling
van de initiéle trekeigenschappen in de lengterichting

NEN-EN 1393:1996 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel
versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) - Bepaling
van de initiéle trekeigenschappen in de lengterichting

NEN-EN 1394:1996 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel
versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) - Bepaling
van de schijnbare initi€le treksterkte in de
omtreksrichting

NEN-EN 1394:1996/C1:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel
versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) - Bepaling
van de schijnbare initiéle treksterkte in de
omtreksrichting

NEN-EN 1401-1:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering
- Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 1: Eisen voor
buizen, hulpstukken en het systeem (Bouwbesluit 2012)

NVN-ENV 1401-3:2001 en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering
- Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 3: Aanbevolen
richtlijnen voor de installatie

NEN-EN 1411:1996 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Buizen van
thermoplasten - Bepaling van de weerstand tegen
uitwendige slagbelasting met de trapjesmethode

NEN-EN 1447:2009+A1:2010 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel
versterkte thermohardende kunststoffen (GVK) -
Bepaling van de lange-duurweerstand tegen inwendige
druk

NEN-EN 1448:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Componenten van met
glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) -
Beproevingsmethoden voor de beoordeling van het
ontwerp van trekvaste mof- en spie-eindverbindingen
met afdichtingen van elastomeer

NEN-EN 1449:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Componenten van met
glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) -
Beproevingsmethoden voor de beoordeling van het
ontwerp van gelijmde mof- en spie-eindverbindingen

NEN-EN 1451-1:1999 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Polypropeen (PP) - Deel 1:
Specificaties voor buizen, fittingen en het systeem
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NPR-CEN/TS 1451-2:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Polypropeen (PP) - Deel 2:
Aanbevelingen voor de conformiteitsbeoordeling

NVN-ENV 1452-6:2001 en

Kunststofleidingsystemen voor de drinkwatervoorziening
- Ongeplasticeerd poly(vinylchloride) (PVC-U) - Deel 6:
Leidraad voor de installatie

NVN-ENV 1452-7:2001 en

Kunststofleidingsystemen voor de drinkwatervoorziening
- Ongeplasticeerd poly(vinylchloride) (PVC-U) - Deel 7:
Richtlijnen voor conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1453-1:2000 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen met een
gestructureerde wand voor binnenriolering (lage en hoge
temperatuur) - Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 1:
Specificaties voor leidingsystemen

NVN-ENV 1453-2:2001 en

Kunststofleidingsystemen met gestructureerde wand
buizen voor binnenriolering (lage en hoge temperaturen)
- Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 2:
Conformiteitsbeoordeling

NPR-CEN/TS 1455-2:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenriolering (lage en
hoge temperatuur) - Acrylonitril-butadieen-styreen (ABS)
- Deel 2: Aanbevelingen voor de
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1519-1:2000 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Polyetheen (PE) - Deel 1:
Specificaties voor buizen, hulpstukken en
leidingsystemen

NPR-CEN/TS 1519-2:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Polyetheen (PE) - Deel 2:
Aanbevelingen voor de conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1555-1:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening -
Polyetheen (PE) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN 1555-2:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening -
Polyetheen (PE) - Deel 2: Buizen

NEN-EN 1555-5:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening -
Polyetheen (PE) - Deel 5: Geschiktheid voor de
toepassing van het systeem

NEN-EN 1565-1:1999/C1:2000 nl

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Styreen-copolymeermengsels
(SAN+PVC) - Deel 1: Specificaties voor buizen, fittingen
en het systeem

NEN-EN 1565-1:1999 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Styreen-copolymeermengsels
(SAN+PVC) - Deel 1: Specificaties voor buizen, fittingen
en het systeem

NPR-CEN/TS 1565-2:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenriolering (lage en
hoge temperatuur) - Styreen copolymeermengsels
(SAN+PVC) - Deel 2: Aanbevelingen voor de
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1566-1:1999/C1:2000 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 1: Specificaties voor buizen, fittingen en
het systeem
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NEN-EN 1566-1:1999 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 1: Specificaties voor buizen, fittingen en
het systeem

NPR-CEN/TS 1566-2:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor de binnenriolering (lage
en hoge temperatuur) - Gechloreerd PVC (PVC-C) - Deel
2: Aanbevelingen voor de conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1638:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel
versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) -
Beproevingsmethode en beoordeling van de weerstand
tegen cyclische inwendige druk

NEN-EN 1680:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Afsluiters voor
leidingsystemen van polyetheen (PE) -
Beproevingsmethode voor de bepaling van de
lekdichtheid tijdens en na toepassing van buiging op het
bedieningsmechanisme

NEN-EN 1704:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Afsluiters van thermoplasten
- Beproevingsmethode voor de integriteit van een
afsluiter na temperatuurwisselingen onder buiging

NEN-EN 1705:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Afsluiters van thermoplasten
- Beproevingsmethode voor de integriteit van een
afsluiter na uitwendige slagbelasting

NEN-EN 1716:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Aftakzadels van polyetheen
(PE) - Beproevingsmethode voor de weerstand van een
samengesteld aftakzadels tegen slagbelasting

NEN-EN 1796:2006+A1:2008 en

Kunststofleidingsystemen voor de drinkwatervoorziening
met en zonder druk - Glasvezel versterkte
thermohardende kunststoffen (GVK) op basis van
onverzadigd polyesterhars (UP)

NEN-EN 1852-1:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze buitenrioleringen
- Polypropeen (PP) - Deel 1: Eisen voor buizen,
hulpstukken en het systeem

NEN-EN 1862:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel

versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) - Bepaling
van de relatieve kruip bij buiging na blootstelling aan

een chemische omgeving

NEN-EN 1905:1999 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen, vormstukken en
materieel van ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Methode
voor de beoordeling van het PVC-gehalte op basis van
het totale chloorgehalte

NEN-EN 1979:1999 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Spiraalbuizen
met een geprofileerde wand van thermoplasten -
Bepaling van de treksterkte van een naad

NEN-EN 12007-2:2012 en

Gasvoorzieningssystemen - Leidingen voor maximale
druk tot en met 16 bar - Deel 2: Specifieke functionele
aanbevelingen voor polyetheen (MOP tot en met 10 bar)

NEN-EN 12061:1999 en

Kunststofleidingsystemen - Hulpstukken van
thermoplasten - Beproevingsmethode voor de
slagweerstand
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NEN-EN 12099:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Materialen en onderdelen
van leidingen van polyetheen - Bepaling van het gehalte
aan vluchtige bestanddelen

NEN-EN 12106:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van polyetheen (PE) -
Beproevingsmethode voor de weerstand tegen
inwendige druk na toepassing van afklemmen

NEN-EN 12107:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Gespuitgiete hulpstukken,
afsluiters en toebehoren van thermoplasten - Bepaling
van de lange-termijn hydrostatische sterkte van
thermoplastische materialen voor gespuitgiete
leidingonderdelen

NEN-EN 12117:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Hulpstukken, afsluiters en
toebehoren - Bepaling van de relatie tussen gasdebiet
en drukverlies

NEN-EN 12118:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Bepaling van het
vochtgehalte in thermoplasten met coulometrie

NEN-EN 12119:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Afsluiters van polyetheen
(PE) - Beproevingsmethode voor de weerstand tegen
temperatuurswisselingen

NEN-EN 12200-1:2000 en

Kunststofleidingsystemen voor de afvoer van
hemelwater voor bovengronds gebruik buiten -
Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 1:
Specificaties voor buizen, hulpstukken en voor het
systeem

NEN-EN 12201-1:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorziening en
voor drainage en drukriolering - Polyetheen (PE) - Deel
1: Algemeen

NEN-EN 12201-2:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorziening en
voor drainage en drukriolering - Polyetheen (PE) - Deel
2: Buizen

NPR-CEN/TS 12201-7:2003 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorziening -
Polyetheen (PE) - Deel 7: Leidraad voor de
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 12256:1998 en

Kunststofleidingsystemen - Hulpstukken van
thermoplasten - Beproevingsmethode voor de
mechanische sterkte of flexibiliteit van handvervaardigde
hulpstukken

NEN-EN 12293:2000 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen en fittingen van
thermoplasten voor warm en koud water -
Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand
van een gemonteerd systeem tegen
temperatuurwisselingen

NEN-EN 12294:2000 en

Kunststofleidingsystemen - Systemen voor warm en
koud water - Beproevingsmethode voor de bepaling van
de lekdichtheid onder vacuiim

NEN-EN 12295:2000 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen en bijbehorende
fittingen voor warm en koud water -
Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand
van verbindingen tegen drukwisselingen

NEN-EN 12324-2:1999 en

Irrigatietechniek - Haspelsystemen - Deel 2: Specificaties
voor buizen van polyetheen voor haspels
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NEN-EN 13244-4:2003 en

Kunststofleidingsystemen voor onder- en bovengrondse
drukwaterleidingsystemen voor algemeen gebruik,
afvoer en rioleringen - Polyethyleen (PE) - Deel 4:
Afsluiters

NEN-EN 13566-7:2007 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drukloze rioleringen - Deel 7: Voeringen
met spiraalvormige buizen

NEN-EN 13598-1:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Ongeplasticeerd PVC (PVC-U),polypropeen
(PP) en polyetheen (PE) - Deel 1: Specificaties voor
aanvullende hulpstukken en inspectieputten

NEN-EN 13598-2:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Ongeplasticeerd PVC (PVC-U), polypropeen
(PP) en polyetheen (PE) - Deel 2: Specificaties voor
inspectieputten in verkeersgebieden en diepe
ondergrondse installaties

NEN-EN 13598-2:2009/C1:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Ongeplasticeerd PVC (PVC-U), polypropeen
(PP) en polyetheen (PE) - Deel 2: Specificaties voor
inspectieputten in verkeersgebieden en diepe
ondergrondse installaties

NPR-CEN/TS 13598-3:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze
rioleringen - Ongeplasticeerd poly(vinyl chloride) (PVC-
U), polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - Deel 3:
Leidraad voor conformiteitsbeoordeling

NVN-ENV 13801:2001 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenriolering (lage en
hoge temperaturen) - Thermoplasten - Aanbevolen
praktijkrichtlijnen

NEN-EN 14408-1:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor de renovatie van
ondergrondse gasvoorzieningsnetwerken - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN 14408-3:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse gasvoorzieningsnetwerken - Deel 3:
Voeringen met nauwsluitende leidingen

NPR-CEN/TS 14541:2007 en

Kunststof buizen en hulpstukken voor drukloze
toepassingen - Hergebruik van bewerkt PVC-U, PP en PE
materialen

CEN/TS 14578:2003 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorziening en
riolering - Buizen van met glasvezel versterkte
thermohardende kunststoffen (GVK) op basis van
onverzadigde polyester harsen (UP) - Aanbevolen
richtlijnen voor de installatie

NEN-EN 14636-1:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze rioleringen -
Polyesterharsbeton - Deel 1: Buizen en hulpstukken met
flexibele verbindingen

NEN-EN 14636-2:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze
rioleringsnetwerken - Polyesterharsbeton - Deel 2:
Mangat en kamerinspectie

NEN-EN 14718:2006 en

Invloed van organische materialen op water bestemd
voor menselijke consumptie - Bepaling van het
chloorverbruik - Beproevingsmethode
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NEN-EN 14802:2005 en

Kunststofleidingsystemen - Thermokunststof schachten
of stijgleidingen voor inspectieputten en mangaten -
Bepaling van de weerstand tegen oppervlakte- en
verkeersbelasting

CEN/TS 14807:2004 en

Kunststofleidingsystemen - Glasvezel versterkte
thermohardende kunststof buizen (GVK) gebaseerd op
onverzadigde polyester hars (UP) - Richtlijn voor de
structurele analyse van ondergrondse GVK-UP
pijpleidingen

NEN-EN 14982:2006+A1:2010 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Kunststof
schachten of stijgleidingen voor inspectieputten en
mangaten - Bepaling van de ringstijfheid

NEN-EN 15014:2007 en

Kunststofleidingsystemen - Onder- en
bovengrondsystemen voor water en andere vloeistoffen
onder druk - Prestatiekenmerken voor buizen,
hulpstukken en hun verbindingen

NPR-CEN/TR 15438:2007 en

Kunsstofleidingsystemen - Richtlijn voor codering van
producten en hun gebruik

NPR-CEN/TR 15729:2010 en

Kunststofleidingsystemen - Met glasvezel versterkte
thermohardende kunststoffen (GVK) op basis van
onverzadigde polyester hars (UP) - Bepaling van de
gemiddelde slijtage weerstand na een gedefinieerd
aantal test cycli (kantelmethode)

NPR-CEN-1SO/TS 15874-7:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor warm en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 7:
Leidraad voor conformiteitsbeoordeling

NPR-CEN-1SO/TS 15875-7:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel
7: Leidraad voor conformiteitsbeoordeling

NPR-CEN-1SO/TS 15876-7:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 7:
Leidraad voor conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 16000:2010 en

Kunststofleidingsystemen - Binnenhuis systemen -
Bevestigen en vastzetten van onderdelen voor de
beproeving van de thermische weerstand in een "single
burning item" beproeving

NPR-CEN-1SO/TS 21003-7:2008 en

Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties in gebouwen - Deel 7: Leidraad
voor conformiteitsbeoordeling

NEN-EN-1SO 1167-1:2006 en

Thermoplastischebuizen, hulpstukken en assemblages
voor het transpo rt van vloeistoffen en gassen - Bepaling
van de weerstand tegen inwendige druk - Deel 1:
Algemene methode

NEN-EN-1SO 1167-2:2006 en

Thermoplastischebuizen, hulpstukken en assemblages
voor het transport van vloeistoffen en gassen - Bepaling
van de weerstand tegen inwendige druk - Deel 2:
Voorbereiding van buis proefstukken

NEN-EN-1SO 1167-3:2007 en

Thermoplastische buizen, hulpstukken en assemblages
voor het transport van vloeistoffen en gassen - Bepaling
van de weerstand tegen inwendige druk - Deel 3:
Voorbereiden van onderdelen
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NEN-EN-1SO 1167-4:2007 en

Thermoplastische buizen, hulpstukken en assemblages
voor het transport van vloeistoffen en gassen - Bepaling
van de weerstand tegen inwendige druk - Deel 4:
Voorbehandeling van verbindingen

NEN-EN-1SO 1452-1:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding -
Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-1SO 1452-2:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding -
Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 2:
Buizen

NEN-EN-1SO 1452-3:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding -
Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 3:
Fittingen (corrected and reprinted)

NEN-EN-1SO 1452-4:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding -
Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 4:
Afsluiters

NEN-EN-1SO 1452-5:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding -
Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 5:
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NEN-EN-1SO 2505:2005 en

Thermoplastische kunststof buizen - Lengteverandering
na verwarming en afkoeling - Beproevingsmethode en
parameters

NEN-EN-1SO 3126:2005 en

Kunststofleidingsystemen - Kunststof componenten -
Bepaling van afmetingen

NEN-1SO 3213:2009 en

Polypropeen (PP) buizen - Gevolgen van de tijd en
temperatuur op de verwachte sterkte

NEN-EN-1SO 6259-1:2001 en

Kunststofleidingsystemen - Bepaling van de treksterkte-
eigenschappen - Deel 1: Algemene beproevingsmethode

NPR-ISO/TS 7024:2005 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) in gebouwen - Thermoplasten -
Aanbevolen praktijk voor installatie

NEN-ISO 7675:2003 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Gechloreerd polyvinylchloride
(PvC-C)

NEN-EN-1SO 7686:2005 en

Kunststofbuizen en -hulpstukken - Bepaling van de
opaciteit

NEN-1SO 8361-2:1992 en

Buizen en hulpstukken van thermoplastische
kunststoffen - Waterabsorptie - Deel 2:
Beproevingsomstandigheden voor buizen en hulpstukken
van ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U)

NEN-ISO 8772:2006 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Polyetheen (PE)

NEN-I1SO 8773:2006 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Polypropeen (PP)
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NEN-1SO 8779:2010 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van polyetheen (PE)
voor irrigatievertakkingen - Specificaties

NEN-EN-1SO 8795:2001 en

Kunststofleidingsystemen voor het transport van
drinkwater - Migratie-onderzoek - Bepaling van de
migratiewaarden van kunststofbuizen, hulpstukken en
hun verbindingen

NEN-EN-1SO 9080:2012 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Bepaling van
de langeduur hydrostatische sterkte van
thermoplastische materialen in buisvorm door
extrapolatie

NEN-EN-1SO 9967:2007 en

Buizen van thermoplasten - Bepaling van de
kruipverhouding

NEN-EN-1SO 9969:2008 en

Buizen van thermoplasten - Bepaling van de ringstijfheid

NEN-EN-1SO 10147:2012 en

Buizen en hulpstukken uit verknoopt polyethyleen (PE-X)
- Schatting van de mate van verknoping door bepaling
van het gelgehalte

NEN-ISO 10508:2006 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Leidraad voor classificatie en
ontwerp

NEN-EN-1SO 10619-1:2011 en

Rubber- en kunststofslangen - Meting van de
buigzaamheid en stijfheid - Deel 1: Buigproeven bij
omgevingstemperatuur

NEN-EN-1SO 10619-2:2011 en

Rubber- en kunststofslangen - Meting van buigzaamheid
en stijfheid - Deel 2: Buigproeven bij temperaturen
onder de omgevingstemperatuur

NEN-EN-1SO 10619-3:2011 en

Rubber- en kunststofslangen - Meting van de
buigzaamheid en stijfheid - Deel 3: Buigproeven bij hoge
en lage temperaturen

NVN-1SO/TS 10839:2000 en

Polyethyleen buizen en hulpstukken voor gasvoorziening
- Praktijkrichtlijn voor ontwerp, behandeling en
installatie

NEN-EN-1SO 10931:2005 en

Kunststofleidingssystemen voor industriéle toepassingen
- Polyvinylidenefluoride (PVDF) - Specificaties voor
onderdelen en het leidingssysteem

NEN-I1SO 10952:2008 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van
glasvezelversterkte thermoharde kunststoffen (GVK) -
Bepaling van de weerstand tegen de inwerking van
chemicalién aan de binnenkant van een gebogen
segment

NEN-EN-1SO 11296-1:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-1SO 11296-3:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 3:
Voeringen met nauwsluitende leidingen

NEN-EN-1SO 11296-4:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken - Deel 4: Ter
plekke uithardende voeringen
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NEN-1SO 11296-7:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken - Deel 7:
Voeringen met spiraalvormige buizen

NEN-EN-1SO 11298-1:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-1SO 11298-3:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 3:
Voeringen met nauwsluitende leidingen

NEN-EN-1SO 12162:1995 en

Thermoplastische materialen voor buizen en hulpstukken
voor druktoepassingen - Classificatie en
materiaalaanduiding - Globale bedrijfs(ontwerp)
coéfficiént

NEN-EN-1SO 12162:2009 en

Thermoplastische materialen voor buizen en hulpstukken
voor druktoepassingen - Classificatie, ontwerpcoéfficiént
en materiaalaanduiding

NEN-1SO 12176-1:2012 en

Kunststofbuizen en -hulpstukken - Apparatuur voor het
lassen van polyetheen leidingsystemen - Deel 1:
Stuiklassen

NEN-1SO 12176-3:2011 en

Kunststofbuizen en -hulpstukken - Apparatuur voor het
lassen van polyetheen leidingsystemen - Deel 3:
Identificatiepas van de operator

NEN-EN-1SO 13229:2011 en

Thermoplastische leidingsystemen voor drukloze
toepassingen - Ongeplasticeerd poly(vinyl chloride) (PVC
-U) leidingen en hulpstukken - Bepaling van het
viscositeitsgetal en berekening van de K-waarde

NEN-EN-1SO 13260:2011 en

Thermoplastische leidingsystemen voor ondergrondse
drukloze rioleringen - Beproevingsmethode voor
bepaling van de weerstand tegen gecombineerde
cyclische temperatuurwisselingen en uitwendige
belasting

NEN-I1SO 13272:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering
- Leidingsystemen van ongeplasticeerd poly(vinyl
chloride) (PVC-U), polypropeen (PP), polypropeen met
minerale toevoegingen (PP-MD) en polyetheen (PE) -
Specificaties voor inspectieputten in verkeersgebieden
en diepe ondergrondse installaties

NEN-EN-1SO 13477:2008 en

Buizen van thermoplasten voor het transport van
vloeistoffen - Bepaling van de weerstand tegen snelle
scheurvoortplanting - Stationaire beproeving op kleine
schaal (S4-proef)

NEN-EN-1SO 13478:2007 en

Thermoplastische leidingsystemen voor het transport
van vloeistoffen - Bepaling van de weerstand tegen
snelle scheurgroei (RCP) - Proef op ware grootte (FST)

NEN-EN-1SO 13479:2009 en

Buizen van polyolefinen voor het transport van
vloeistoffen - Bepaling van de weerstand tegen
scheurvoortplanting - Beproevingsmethode voor de
langzame scheurgroei op gekerfde buizen

NEN-EN-1SO 13760:1998 en

Kunststof buizen voor het transport van vloeistoffen
onder druk - Regel van Miner - Berekeningsmethode
voor cumulatieve schade
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NEN-EN-1SO 13844:2000 en

Kunststofleidingsystemen - Fittingen van ongeplasticeerd
polyvinylchloride (PVC-U) met rubber-ringafdichtingen
voor buizen van PVC-U - Beproevingsmethode voor de
dichtheid bij onderdruk

NEN-EN-1SO 13845:2000 en

Kunststofleidingsystemen - Mofverbindingen met een
rubber-ringafdichting voor gebruik met buizen van
ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) -
Beproevingsmethode voor de dichtheid bij inwendige
druk en met een hoekverdraaiing

NEN-1SO 13950:2007/C1:2008 en

Kunststofbuizen en hulpstukken - Automatische
herkenningssystemen voor elektrolasverbinding

NEN-1SO 13950:2007 en

Kunststofbuizen en hulpstukken - Automatische
herkenningssystemen voor elektrolasverbinding

NEN-EN-1SO 13968:2008 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Buizen van
thermoplasten - Bepaling van de ringflexibiliteit

NEN-1SO 14531-3:2010 en

Kunststofbuizen en -hulpstukken - Vernet polyetheen
(PE-X) buissystemen voor het transport van gasvormige
brandstoffen - Specificaties - Deel 3: Hulpstukken voor
mechanische afdichting (inclusief PE-
X/metaalconstructies)

NEN-EN-1SO 15874-3:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 3:
Hulpstukken

NEN-EN-1SO 15874-5:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 5:
Geschiktheid van het systeem

NEN-EN-1SO 15875-3:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel
3: Hulpstukken

NEN-EN-1SO 15875-5:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor warm en koud
waterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel 5:
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NEN-EN-1SO 15876-1:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-1SO 15876-
2:2004/A1:2007 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-1SO 15876-2:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-1SO 15876-3:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 3:
Hulpstukken

NEN-EN-1SO 15876-5:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 5:
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NEN-EN-1SO 15877-
1:2009/A1:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd poly(vinylchloride)
(PVC-C) - Deel 1: Algemeen
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NEN-EN-1SO 15877-1:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-1SO 15877-2:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-1SO 15877-
2:2009/A1:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-1SO 15877-
3:2009/A1:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN-1SO 15877-3:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN-1SO 15877-5:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 5: Geschiktheid voor de toepassing van
het systeem

NEN-EN-ISO 15877-
5:2009/A1:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 5: Geschiktheid voor de toepassing van
het systeem

NPR-CEN-1SO/TS 15877-7:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd PVC (PVC-C) - Deel
7: Leidraad voor conformiteitsbeoordeling

NPR-I1SO/TS 16479:2012 en

Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids -
Determination of the slow cracking resistance of pipes
and fittings using the Notched Ring Test (NRT)

NEN-EN-1SO 16871:2003 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen -
Kunststofbuizen en hulpstukken - Beproevingsmethode
voor het bepalen van de weerstand tegen veroudering
door (natuurlijke) weersomstandigheden

NEN-1SO 17454:2006 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse buizen -
Beproevingsmethode voor het bepalen van de
kleefkracht van de verschillende lagen door middel van
een trekopstelling

NEN-1SO 17455:2005 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse buizen - Bepaling
van de zuurstofdoorlaatbaarheid van de barriere laag

NEN-1SO 17455:2005/C1:2007 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse buizen - Bepaling
van de zuurstofdoorlaatbaarheid van de barriere laag

NEN-1SO 17456:2006 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse buizen - Bepaling
van de lange duur hydrostatische sterkte

NEN-I1SO 17467-1:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening -
Ongeplasticeerd polyamide (PA-U) leidingssystemen
verbonden door lijm met oplosmiddel - Deel 1:
Algemeen

NEN-ISO 17467-2:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening -
Ongeplasticeerd polyamide (PA-U) leidingssystemen
verbonden door lijm met oplosmiddel - Deel 2: Buizen
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NEN-I1SO 17467-3:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening -
Ongeplasticeerd polyamide (PA-U) leidingssystemen
verbonden door lijm met oplosmiddel - Deel 3:
Verbindingen

NPR-ISO/TR 18124:2006 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse M (metalen)
buizen - Beproevingsmethode voor de sterkte van de
laslijn in de metalen laag en verbinding tussen lagen
door gebruik van een kegel

NEN-1SO 18225:2012 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse leidingsystemen
voor gasinstallaties buitenshuis - Specificaties voor
systemen

NPR-1SO/TS 18226:2006 en

Kunststofbuizen en -hulpstukken - Versterkte
thermoplastische leidingsystemen voor het transport van
gasvormige brandstoffen met een druk tot 4 MPa (40
bar)

NEN-1SO 18373-1:2007 en

Harde PVC buizen - Dynamische differentie-
calorimetriemethode (DSC) - Deel 1: Meting van de
procestemperatuur

NEN-1SO 18373-2:2008 en

Harde PVC buizen - Dynamische differentie-
calorimetriemethode (DSC) - Deel 2: Meting van de
enthalpie van de smeltkristal

NEN-1SO 18553:2002/A1:2007 en

Methode voor de bepaling van de mate van pigment of
roetdispersie in polyolefine buizen, hulpstukken en
samenstellingen

NEN-1SO 18553:2002 en

Methode voor de bepaling van de mate van pigment of
roetdispersie in polyolefine buizen, hulpstukken en
samenstellingen

NPR-ISO/TR 19480:2005 en

Polyethyelene buizen en hulpstukken voor
gasvoorziening of watervoorziening - Training en
beoordeling van lasoperators

NEN-I1SO 19893:2012 en

Plastics piping systems - Thermoplastics pipes and
fittings for hot and cold water - Test method for the
resistance of mounted assemblies to temperature cycling

NEN-ISO 19899:2010 en

Plastics piping systems - Polyolefin pipes and mechanical
fitting assemblies - Test method for the resistance to
end load (AREL test)

NEN-EN-1SO 21003-2:2008 en

Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties in gebouwen - Deel 2: Buizen

NEN-EN-1SO 21003-
2:2008/A1:2011 en

Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties in gebouwen - Deel 2: Buizen

NEN-EN-1SO 21003-3:2008 en

Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties in gebouwen - Deel 3: Hulpstukken

NPR-CEN-1SO/TS 21003-
7:2008/A1:2010 en

Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties in gebouwen - Deel 7: Leidraad
voor conformiteitsbeoordeling

NEN-1SO 21004:2006 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse buizen en hun
verbindingen, gebaseerd op thermoplasten, voor
watervoorziening
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NEN-1SO 21138-1:2008 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Leidingsystemen met een gestructureerde
wand van ongeplastificeerd PVC (PVC-U), polypropeen
(PP) en polyetheen (PE) - Deel 1: Materiaal specificaties
en prestatie criteria voor buizen, hulpstukken en het
systeem

NEN-I1SO 21138-2:2008 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Leidingsystemen met een gestructureerde
wand van ongeplastificeerd PVC (PVC-U), polypropeen
(PP) en polyetheen (PE) - Deel 2: Buizen en hulpstukken
met gladde uitwendige opperviakte, Type A

NEN-1SO 21138-3:2008 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Leidingsystemen met een gestructureerde
wand van ongeplastificeerd PVC (PVC-U), polypropeen
(PP) en polyetheen (PE) - Deel 3: Buizen en hulpstukken
met geen gladde uitwendige oppervlakte, Type B

NEN-1SO 21307:2011-06 en

Buizen en hulpstukken van kunststof -
Stuiklasafdichtingsprocedures voor polyetheen (PE)
buizen en hulpstukken gebruikt in constructies van gas-
en waterdistributiesystemen

NEN-1SO 21751:2011 en

Plastics pipes and fittings - Decohesion test of
electrofusion assemblies - Strip-bend test

NEN-EN-1SO 22391-2:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 2: Buizen

NEN-1SO 23228:2011 en

Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids -
Determination of the stress-rupture resistance of
moulding materials using plain strain grooved tensile
(PSGT) specimens

NEN-1SO 24033:2009 en

Verhoogde temperatuurbestendige polyetheen buizen
(PE-RT) - Effect van tijd en temperatuur op de
verwachte sterkte

NEN-ISO 25780:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor druk en drukloze
watervoorziening, irrigatie, drainage of riolering -
Glasvezelversterkte kunststofleidingsystemen op basis
van onverzadigde polyester hars (UP) - Buizen met
flexibele hulpstukken bedoeld om te worden
geinstalleerd met behulp van gesloten front
boortechnieken

NPR-ISO/TS 26873:2010 en

Plastics pipes and fittings - Definition and construction
procedures for reference lines

NPR-CEN-1SO/TR 27165:2012 en

Thermoplastische leidingssystemen - Richtlijn voor de
definities van de buiswandconstructie voor pijpleidingen

NEN 2376:1961 nl

Plastieken pijpen - Buitenmiddellijnen en nominale
drukken

NEN 2671:1970 nl

Richtlijnen voor de aanleg van dienstleidingen van
ongeplasticeerd polyvinylchloride voor het transport van
drinkwater

NEN 3650-3:2012 nl

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 3: Aanvullende
eisen voor leidingen van kunststof
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NEN 7010:1968 en

Gladde draineerbuizen van ongeplasticeerd
polyvinylchloride bestemd voor de landbouw

NEN 7010:1968 nl

Gladde draineerbuizen van ongeplasticeerd
polyvinylchloride bestemd voor de landbouw

NEN 7012:1975 nl

Buizen van ABS voor binnenhuisriolering

NEN 7013:1980 nl

Expansiestukken van PVC en ABS voor binnenrioleringen
(Bouwbesluit 2012)

NEN 7036:1976 nl

Geribbelde draineerbuizen van ongeplasticeerd PVC

NEN 7036:1976 en

Geribbelde draineerbuizen van ongeplasticeerd PVC

NEN 7036:1976/C1:1981 nl

Geribbelde draineerbuizen van ongeplasticeerd PVC

NEN 7037:1981 nl

Buizen van met glasvezel versterkte thermoharde
kunststoffen voor buitenriolering - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN 7039:2003 nl

Buizen en hulpstukken van kunststof voor
binnenrioleringen - Cyclische temperatuurproef -
Luchtdichtheidsbeproeving

NEN 7060:1984/C1:1985 nl

Instortmoffen van ongeplasticeerd PVC voor ronde
rioolbuizen van ongewapend of gewapend beton

NEN 7060:1984 nl

Instortmoffen van ongeplasticeerd PVC voor ronde
rioolbuizen van ongewapend of gewapend beton

NPR 7061:1984/C1:1984 nl

Aanleg van rioolpersleidingen van ongeplasticeerd PVC

NPR 7061:1984 nl

Aanleg van rioolpersleidingen van ongeplasticeerd PVC

NEN 7100:1969 nl

Richtlijnen voor de aanleg van drinkwaterinstallaties met
buizen van ongeplasticeerd polyvinylchloride

NEN 7102:1996 nl

Buizen van ongeplasticeerd PVC - Bepaling van de
weerstand tegen aantasting voor dichloormethaan

NEN 7104:1983/C1:1983 nl

Buizen van amorfe thermoplastische kunststoffen -
Bepaling van het kruipgedrag van de buizen door
buiging in omtreksrichting

NEN 7104:1983 nl

Buizen van amorfe thermoplastische kunststoffen -
Bepaling van het kruipgedrag van de buizen door
buiging in omtreksrichting

NEN 7105:1987 nl

Kunststofleidingen voor vloerverwarming - Buizen van
lage-dichtheidpolyetheen (PE-LD) - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN 7106:1984 nl

Kunststofdrinkwaterleidingen - Lijmen voor verbindingen
tot en met 90 mm in ongeplasticeerd PVC en van
PVC/CPE - Eisen en beproevingsmethoden

NEN 7107:1986 nl

Kunststofdrinkwaterleidingen - Trekvaste koppelingen
van ongeplasticeerd PVC voor buizen van
ongeplasticeerd PVC - Eisen en beproevingsmethoden

NEN 7108:1982/C1:1982 nl

Bochten vervaardigd van waterleidingbuizen van
ongeplasticeerd PVC

NEN 7108:1982 nl

Bochten vervaardigd van waterleidingbuizen van
ongeplasticeerd PVC

NEN 7116:1989 nl

Kunststofdrinkwaterleidingen - Buizen van polyetheen
(PE) - Eisen en beproevingsmethoden
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NEN 7116:1989/C1:1989 nl

Kunststofdrinkwaterleidingen - Buizen van polyetheen
(PE) - Eisen en beproevingsmethoden

NEN 7146:2001 nl

Kunststofleidingsystemen - Buigproef voor
thermoplastische hulpstukken - Eisen en
beproevingsmethode

NEN 7200:2004 nl

Kunststofleidingen voor het transport van gas,
drinkwater en afvalwater - Stuiklassen van buizen en
hulpstukken van PE 63, PE 80 en PE 100

NEN 7230:2011 nl

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Buizen
van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN 7231:2011 nl

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening -
Hulpstukken van slagvast polyvinylchloride (slagvast
PVC) - Eisen en beproevingsmethoden

NEN 7232:2011 nl

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Zadels
met klampverbindingen van slagvast polyvinylchloride
(slagvast PVC) - Eisen en beproevingsmethoden

NEN 7240:2011 nl

NEN-EN 448:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening -
Trekvaste (overgangs)koppelingen van slagvast
polyvinylchloride (slagvast PVC) voor PE-leidingsystemen
- Eisen en beproevingsmethoden

23.040.40 - Metalen hulpstukken

Stadsverwarmingsbuizen - Fabrieksmatig geisoleerde
verbonden buissystemen voor ondergrondse warm water
leidingnetten - Hulpstukken samengesteld uit een stalen
mediumvoerend hulpstuk met polyurethaanschuim als
isolatiemateriaal en met een polyetheen buitenmantel

NEN-EN 545:2010 en

Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen
voor waterleidingen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 598:2007+A1:2009 en

Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen
voor afvalwatertoepassingen - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN
877:1999/A1:2006/C1:2008 en

Gietijzeren buizen en hulpstukken, verbindingen en
onderdelen voor rioleringssystemen - Eisen,
beproevingsmethoden en kwaliteitsborging

NEN-EN 877:1999/A1:2006 en

Gietijzeren buizen en hulpstukken, verbindingen en
onderdelen voor rioleringssystemen - Eisen,
beproevingsmethoden en kwaliteitsborging

NEN-EN 877:1999 en

Gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor
rioleringssystemen - Eisen, beproevingsmethoden en
kwaliteitsborging

NEN-EN 969:2009 en

Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen
voor gasleidingen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1123-1:1999 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste,
stalen buizen - thermisch verzinkt - met spie-
mofverbinding voor riolering - Deel 1: Eisen,
beproevingen, kwaliteitscontrole
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NEN-EN 1123-1:1999/A1:2004 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
thermisch verzinkte stalen buizen, met spie-
mofverbinding voor riolering - Deel 1: Eisen,
beproevingen, kwaliteitscontrole

NEN-EN 1123-2:2006+A1:2007 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
thermisch verzinkte stalen buizen met spie-
mofverbinding voor riolering - Deel 2: Afmetingen

NEN-EN 1123-3:2004 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
thermisch verzinkte stalen buizen, met spie-
mofverbinding voor riolering - Deel 3: Afmetingen en
speciale eisen voor binnenriolering onder druk en voor
binnenriolering in schepen

NEN-EN 1124-1:1999 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spiemofverbinding voor
riolering - Deel 1: Eisen, beproevingen,
kwaliteitscontrole

NEN-EN 1124-1:1999/A1:2004 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spiemofverbinding voor
riolering - Deel 1: Eisen, beproevingen,
kwaliteitscontrole

NEN-EN 1124-2:2007 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spie-mofverbindingen
voor riolering - Deel 2: Systeem S - Afmetingen

NEN-EN 1124-3:2008 en

Buizen en hulpstukken in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spie-mofverbinding voor
riolering - Deel 3: Systeem X - Afmetingen

NEN-EN 1124-4:2006 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spie-mofverbinding voor
riolering - Deel 4: Onderdelen voor rioleringen onder
onderdruk en voor rioleringen op schepen

NEN-EN 1254-1:1998 en

Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 1:
Hulpstukken met uiteinden voor capillaire of
hardsoldeerverbinding aan koperen buizen

NEN-EN 1254-2:1998 en

Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 2:
Knelfittingen voor gebruik in combinatie met koperen
buizen

NEN-EN 1254-3:1998 en

Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 3:
Knelfittingen voor gebruik in combinatie met kunststof
buizen

NEN-EN 1254-4:1998 en

Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 4:
Hulpstukken voor de verbinding van uitvoeringen met
andere capillaire soldeerverbindingen of
knelverbindingen

NEN-EN 1254-4:1998/C1:1999 en

Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 4:
Hulpstukken voor de verbinding van uitvoeringen met
andere capillaire soldeerverbindingen of
knelverbindingen

NEN-EN 1254-5:1998 en

Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 5:
Hulpstukken met korte uiteinden voor capillaire
hardsoldeerverbindingen aan koperen buizen
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NEN-EN 1254-6:2012 en

Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 6:
Hulpstukken met schuifpassingverbindingen

NEN-EN 1254-8:2012 en

Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 8:
Verbindingen met drukeinden gebruikt voor kunststof en
meerlaagse buizen

NEN-EN 10224:2002/A1:2005 en

Ongelegeerde stalen buizen en hulpstukken voor het
transport van waterige vloeistoffen - Technische
leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10224:2003 en

Ongelegeerde stalen buizen en hulpstukken voor het
transport van waterige vloeistoffen, inclusief drinkwater
- Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10241:2000 en

Stalen fittingen met schroefdraad

NEN-EN 10242:1995/A1:1999 en

Smeedbaar gietijzeren pijpfitting met schroefdraad

NEN-EN 10242:1995/A2:2003 en

Smeedbaar gietijzeren pijpfittings met schroefdraad

NEN-EN
10242:1995/A1:1999/C1:1999 en

Smeedbaar gietijzeren pijpfitting met schroefdraad

NEN-EN 10242:1995 en

Smeedbaar gietijzeren pijpfittings met schroefdraad

NEN-EN 10253-1:1999 en

Pijpfittings voor lassen - Deel 1: Ongelegeerd staal voor
algemeen gebruik en zonder bijzondere
beproevingseisen

NEN-EN 10253-2:2007 en

Pijpfittings voor lassen - Deel 2: Ongelegeerd staal en
staalsoorten van ferritische legeringen met bijzondere
beproevingseisen

NEN-EN 10253-3:2009 en

Pijpfittings voor lassen - Deel 3: Smeedbaar austenitisch
en austenitisch-ferritisch (duplex) corrosievast staal
zonder specifieke inspectie-eisen

NEN-EN 10253-4:2008 en

Pijpfittings voor lassen - Deel 4: Smeedbaar austenitisch
en austenitische-ferritische (duplex) corrosievast staal
met specifieke keuringseisen

NEN-EN 10253-4:2008/C1:2009 en

Pijpfittings voor lassen - Deel 4: Smeedbaar austenitisch
en austenitische-ferritische (duplex) corrosievast staal
met specifieke keuringseisen

NEN-EN 10284:2000 en

Smeedbaar gietijzeren fittingen met klemaansluitingen
voor leidingsystemen van polyethyleen (PE)

NEN-EN 10288:2002 en

Stalen buizen en hulpstukken voor land- en zeeleidingen
- Uitwendige bekledingen in 2 lagen op basis van
geéxtrudeerde polyetheen

NEN-EN 10298:2005 en

Stalen buizen en hulpstukken voor leidingen op land en
in zee - Inwendige voeringen met cementmortel

NEN-EN 12842:2012 en

Hulpstukken van nodulair gietijzer voor leidingsystemen
van PVC-U of PE - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14420-3:2004 en

Slangkoppelingen met klemmen - Deel 3: Klemmen die
met pinnen of bouten zijn vastgezet

NEN-EN 14628:2005 en

Nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken - Uitwendige
polyetheen coating voor buizen - Eisen en
beproevingsmethoden
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NEN-EN 14870-1:2011 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Inductiebochten,
fittingen en flenzen voor transportleidingsystemen - Deel
1: Inductiebochten

NEN-EN 14870-2:2005 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Inlaatbochten,
hulpstukken en flenzen voor transportleidingsystemen -
Deel 2 : Hulpstukken

NEN-EN 14901:2006 en

Nodulaire gietijzeren buizen, hulpstukken en
verbindingen - Epoxy-bekleding (berekend op zwaar
werk) van nodulair gietijzeren hulpstukken en
verbindingen - Eisen en beproevingsmethoden

NPR-CEN/TR 15545:2007 en

Leidraad voor het gebruik EN 545

NEN-EN 15655:2009 en

Nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken - Inwendige
polyurethaan voering voor buizen en hulpstukken - Eisen
en beproevingsmethoden

CEN/TR 16017:2010 en

Richtlijn voor het gebruik van EN 598 (Nodulair
gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor
afvalwatertoepassingen - Eisen en
beproevingsmethoden)

NEN-1SO 4144:2003 en

Pipework - Corrosievaste stalen fittingen met
schroefdraad volgens 1SO7-1

NEN 2972:1986 nl

Corrosievast-stalen lasbochten 90° met langsnaad -
Uitvoeringsvorm 3S

NEN 2973:1986 nl

Corrosievast-stalen lasbochten 90° met langsnaad -
Uitvoeringsvorm 5S

NEN 2974:1986 nl

Corrosievast-stalen concentrische lasverloopstukken met
langsnaad.

NEN 2975:1986 nl

Corrosievast-stalen excentrische lasverloopstukken met
langsnaad

NEN 2976:1986 nl

Corrosievast-stalen gelijkzijdige las-T-stukken met
langsnaad

NEN 2977:1986 nl

Corrosievast-stalen ongelijkzijde las-T-stukken met
langsnaad

NEN 2978:1986 nl

Corrosievast-stalen buiskappen

NEN 3045:1957/C1:1974 nl

Gietijzeren pijpen en hulpstukken voor drukleidingen

NEN 3045:1957 nl

Gietijzeren pijpen en hulpstukken voor drukleidingen

NEN 3257:1974 nl

Stalen draadpijpen en sokken

NEN 6901:1976 nl

Voorbehandeling voor het bekleden van ondergronds te
leggen stalen buizen en hulpstukken

NEN 6901:1976 en

Voorbehandeling voor het bekleden van ondergronds te
leggen stalen buizen en hulpstukken

NEN 6902:1986 en

Uitwendige bekleding met PE van ondergronds te leggen
stalen buizen en hulpstukken

NEN 6902:1986 nl

Uitwendige bekleding met PE van ondergronds te leggen
stalen buizen en hulpstukken

NEN 6905:1983 nl

Uitwendige epoxy-bekledingen van ondergronds te
leggen stalen buizen en hulpstukken
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NPR 6906:1983 nl

Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit stalen
buizen en hulpstukken die aan de buitenzijde zijn
voorzien van een epoxy-bekleding

NEN 7003:1968/C1:1979 nl

Hulpstukken voor gietijzeren afvoerbuizen (GA)
(Bouwbesluit 2012)

NEN 7003:1968 nl

NEN-EN 705:1994 en

23.040.45 - Hulpstukken van kunststof

Hulpstukken voor gietijzeren afvoerbuizen (GA)
(Bouwbesluit 2012)

Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van
met glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen
(GRP) - Methoden van regressieanalyse en hun
toepassing

NEN-EN 705:1994/C1:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van
met glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen
(GRP) - Methoden van regressieanalyse en hun
toepassing

NEN-EN 714:1994 en

Kunststofleidingsystemen - Niet-trekvaste
ringafdichtingen van elastomeerrubber tussen
drukbuizen en hulpstukken - Beproevingsmethode voor
de lekdichtheid onder inwendige hydrostatische druk
zonder axiale belasting

NEN-EN 727:1994 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Buizen en
hulpstukken van thermoplasten - Bepaling van de Vicat-
verwekingstemperatuur (VST)

NEN-EN 728:1997 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Buizen en
hulpstukken van polyolefinen - Bepaling van de
oxidatieve inductietijd

NEN-EN 802:1994 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Gespuitgiete
fittingen van thermoplasten voor drukbuissystemen -
Beproevingsmethode voor de maximale vervorming door
samendrukken

NEN-EN 803:1994 en

Kunststofleidingsystemen - Gespuitgiete fittingen van
thermoplasten voor elastische ringafdichtingen voor
drukbuizen - Beproevingsmethode voor de weerstand
tegen korte-duur inwendige druk zonder axiale belasting

NEN-EN 804:1994 en

Kunststofleidingsystemen - Gespuitgiete moffen voor
lijmverbindingen voor drukbuizen - Beproevingsmethode
voor de weerstand tegen korte-duur inwendige
hydrostatische druk

NEN-EN 1120:1996 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van
met glasvezel versterkte thermohardende kunststoffen
(GVK) - Bepaling van de weerstand tegen inwerking van
chemicalién aan de binnenkant van een segment onder
buiging

NEN-EN 1229:1996 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van
met glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen
(GVK) - Beproevingsmethode voor het onderzoek van
lekdichtheid van de wand bij korteduur inwendige druk

NVN-ENV 1401-3:2001 en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering
- Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 3: Aanbevolen
richtlijnen voor de installatie
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NEN-EN 1555-3:2010+A1:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening -
Polyetheen (PE) - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN 1555-4:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening -
Polyetheen (PE) - Deel 4: Afsluiters

NEN-EN 1716:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Aftakzadels van polyetheen
(PE) - Beproevingsmethode voor de weerstand van een
samengesteld aftakzadels tegen slagbelasting

NEN-EN 1796:2006+A1:2008 en

Kunststofleidingsystemen voor de drinkwatervoorziening
met en zonder druk - Glasvezel versterkte
thermohardende kunststoffen (GVK) op basis van
onverzadigd polyesterhars (UP)

NEN-EN 12061:1999 en

Kunststofleidingsystemen - Hulpstukken van
thermoplasten - Beproevingsmethode voor de
slagweerstand

NEN-EN 12099:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Materialen en onderdelen
van leidingen van polyetheen - Bepaling van het gehalte
aan vluchtige bestanddelen

NEN-EN 12107:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Gespuitgiete hulpstukken,
afsluiters en toebehoren van thermoplasten - Bepaling
van de lange-termijn hydrostatische sterkte van
thermoplastische materialen voor gespuitgiete
leidingonderdelen

NEN-EN 12117:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Hulpstukken, afsluiters en
toebehoren - Bepaling van de relatie tussen gasdebiet
en drukverlies

NEN-EN 12201-3:2011+A1:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorziening en
voor drainage en drukriolering - Polyetheen (PE) - Deel
3: Hulpstukken

NEN-EN 12256:1998 en

Kunststofleidingsystemen - Hulpstukken van
thermoplasten - Beproevingsmethode voor de
mechanische sterkte of flexibiliteit van handvervaardigde
hulpstukken

NEN-EN 12293:2000 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen en fittingen van
thermoplasten voor warm en koud water -
Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand
van een gemonteerd systeem tegen
temperatuurwisselingen

NEN-EN 12294:2000 en

Kunststofleidingsystemen - Systemen voor warm en
koud water - Beproevingsmethode voor de bepaling van
de lekdichtheid onder vacuiim

NEN-EN 12295:2000 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen en bijbehorende
fittingen voor warm en koud water -
Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand
van verbindingen tegen drukwisselingen

NEN-EN 14408-1:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor de renovatie van
ondergrondse gasvoorzieningsnetwerken - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN 14408-3:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse gasvoorzieningsnetwerken - Deel 3:
Voeringen met nauwsluitende leidingen
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NPR-CEN/TS 14541:2007 en

Kunststof buizen en hulpstukken voor drukloze
toepassingen - Hergebruik van bewerkt PVC-U, PP en PE
materialen

NEN-EN 15014:2007 en

Kunststofleidingsystemen - Onder- en
bovengrondsystemen voor water en andere vloeistoffen
onder druk - Prestatiekenmerken voor buizen,
hulpstukken en hun verbindingen

NEN-EN-1SO 580:2005 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Gespuitgiete
thermoplastische hulpstukken - Methode voor visuele
beoordeling van verwarmingseffecten

NEN-EN-1SO 1167-1:2006 en

Thermoplastischebuizen, hulpstukken en assemblages
voor het transpo rt van vloeistoffen en gassen - Bepaling
van de weerstand tegen inwendige druk - Deel 1:
Algemene methode

NEN-EN-1SO 1167-2:2006 en

Thermoplastischebuizen, hulpstukken en assemblages
voor het transport van vloeistoffen en gassen - Bepaling
van de weerstand tegen inwendige druk - Deel 2:
Voorbereiding van buis proefstukken

NEN-EN-1SO 1167-3:2007 en

Thermoplastische buizen, hulpstukken en assemblages
voor het transport van vloeistoffen en gassen - Bepaling
van de weerstand tegen inwendige druk - Deel 3:
Voorbereiden van onderdelen

NEN-EN-1SO 1167-4:2007 en

Thermoplastische buizen, hulpstukken en assemblages
voor het transport van vloeistoffen en gassen - Bepaling
van de weerstand tegen inwendige druk - Deel 4:
Voorbehandeling van verbindingen

NEN-EN-1SO 1452-1:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding -
Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-1SO 1452-2:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding -
Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 2:
Buizen

NEN-EN-1SO 1452-3:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding -
Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 3:
Fittingen (corrected and reprinted)

NEN-EN-1SO 1452-4:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding -
Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 4:
Afsluiters

NEN-EN-1SO 1452-5:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding -
Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 5:
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NEN-EN-1SO 3126:2005 en

Kunststofleidingsystemen - Kunststof componenten -
Bepaling van afmetingen

NEN-EN-1SO 7686:2005 en

Kunststofbuizen en -hulpstukken - Bepaling van de
opaciteit
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NEN-1SO 8361-2:1992 en

Buizen en hulpstukken van thermoplastische
kunststoffen - Waterabsorptie - Deel 2:
Beproevingsomstandigheden voor buizen en hulpstukken
van ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U)

NEN-1SO 8772:2006 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Polyetheen (PE)

NEN-I1SO 8773:2006 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Polypropeen (PP)

NEN-EN-1SO 10147:2012 en

Buizen en hulpstukken uit verknoopt polyethyleen (PE-X)
- Schatting van de mate van verknoping door bepaling
van het gelgehalte

NEN-I1SO 10508:2006 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Leidraad voor classificatie en
ontwerp

NEN-ISO 10952:2008 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van
glasvezelversterkte thermoharde kunststoffen (GVK) -
Bepaling van de weerstand tegen de inwerking van
chemicalién aan de binnenkant van een gebogen
segment

NEN-EN-1SO 11296-1:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-1SO 11296-3:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 3:
Voeringen met nauwsluitende leidingen

NEN-EN-1SO 11296-4:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken - Deel 4: Ter
plekke uithardende voeringen

NEN-ISO 11296-7:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken - Deel 7:
Voeringen met spiraalvormige buizen

NEN-EN-1SO 11298-1:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-1SO 11298-3:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 3:
Voeringen met nauwsluitende leidingen

NEN-EN-1SO 12162:1995 en

Thermoplastische materialen voor buizen en hulpstukken
voor druktoepassingen - Classificatie en
materiaalaanduiding - Globale bedrijfs(ontwerp)
coéfficiént

NEN-EN-1SO 12162:2009 en

Thermoplastische materialen voor buizen en hulpstukken
voor druktoepassingen - Classificatie, ontwerpcoéfficiént
en materiaalaanduiding

NEN-1SO 12176-1:2012 en

Kunststofbuizen en -hulpstukken - Apparatuur voor het
lassen van polyetheen leidingsystemen - Deel 1:
Stuiklassen

NEN-I1SO 12176-3:2011 en

Kunststofbuizen en -hulpstukken - Apparatuur voor het
lassen van polyetheen leidingsystemen - Deel 3:
Identificatiepas van de operator
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NEN-EN-1SO 13260:2011 en

Thermoplastische leidingsystemen voor ondergrondse
drukloze rioleringen - Beproevingsmethode voor
bepaling van de weerstand tegen gecombineerde
cyclische temperatuurwisselingen en uitwendige
belasting

NEN-I1SO 13272:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering
- Leidingsystemen van ongeplasticeerd poly(vinyl
chloride) (PVC-U), polypropeen (PP), polypropeen met
minerale toevoegingen (PP-MD) en polyetheen (PE) -
Specificaties voor inspectieputten in verkeersgebieden
en diepe ondergrondse installaties

NEN-1SO 13950:2007 en

Kunststofbuizen en hulpstukken - Automatische
herkenningssystemen voor elektrolasverbinding

NEN-1SO 13950:2007/C1:2008 en

Kunststofbuizen en hulpstukken - Automatische
herkenningssystemen voor elektrolasverbinding

NEN-EN-1SO 13967:2010 en

Thermoplastische hulpstukken - Bepaling van de
ringstijfheid

NEN-1SO 14531-3:2010 en

Kunststofbuizen en -hulpstukken - Vernet polyetheen
(PE-X) buissystemen voor het transport van gasvormige
brandstoffen - Specificaties - Deel 3: Hulpstukken voor
mechanische afdichting (inclusief PE-
X/metaalconstructies)

NEN-EN-1SO 15877-3:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN-1SO 15877-
3:2009/A1:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN-1SO 16871:2003 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen -
Kunststofbuizen en hulpstukken - Beproevingsmethode
voor het bepalen van de weerstand tegen veroudering
door (natuurlijke) weersomstandigheden

NEN-1SO 17467-1:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening -
Ongeplasticeerd polyamide (PA-U) leidingssystemen
verbonden door lijm met oplosmiddel - Deel 1:
Algemeen

NEN-ISO 17467-2:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening -
Ongeplasticeerd polyamide (PA-U) leidingssystemen
verbonden door lijm met oplosmiddel - Deel 2: Buizen

NEN-I1SO 17467-3:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening -
Ongeplasticeerd polyamide (PA-U) leidingssystemen
verbonden door lijm met oplosmiddel - Deel 3:
Verbindingen

NEN-1SO 18225:2012 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse leidingsystemen
voor gasinstallaties buitenshuis - Specificaties voor
systemen

NPR-1SO/TS 18226:2006 en

Kunststofbuizen en -hulpstukken - Versterkte
thermoplastische leidingsystemen voor het transport van
gasvormige brandstoffen met een druk tot 4 MPa (40
bar)
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NEN-I1SO 18553:2002 en

Methode voor de bepaling van de mate van pigment of
roetdispersie in polyolefine buizen, hulpstukken en
samenstellingen

NEN-1SO 18553:2002/A1:2007 en

Methode voor de bepaling van de mate van pigment of
roetdispersie in polyolefine buizen, hulpstukken en
samenstellingen

NPR-1SO/TR 19480:2005 en

Polyethyelene buizen en hulpstukken voor
gasvoorziening of watervoorziening - Training en
beoordeling van lasoperators

NEN-1SO 19893:2012 en

Plastics piping systems - Thermoplastics pipes and
fittings for hot and cold water - Test method for the
resistance of mounted assemblies to temperature cycling

NPR-1SO/TS 19911:2010 en

Plastics pipes and fittings - Format of a technical file for
characterizing PE spigot end fittings

NEN-ISO 21004:2006 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse buizen en hun
verbindingen, gebaseerd op thermoplasten, voor
watervoorziening

NEN-1SO 21138-1:2008 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Leidingsystemen met een gestructureerde
wand van ongeplastificeerd PVC (PVC-U), polypropeen
(PP) en polyetheen (PE) - Deel 1: Materiaal specificaties
en prestatie criteria voor buizen, hulpstukken en het
systeem

NEN-ISO 21138-2:2008 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Leidingsystemen met een gestructureerde
wand van ongeplastificeerd PVC (PVC-U), polypropeen
(PP) en polyetheen (PE) - Deel 2: Buizen en hulpstukken
met gladde uitwendige opperviakte, Type A

NEN-1SO 21138-3:2008 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Leidingsystemen met een gestructureerde
wand van ongeplastificeerd PVC (PVC-U), polypropeen
(PP) en polyetheen (PE) - Deel 3: Buizen en hulpstukken
met geen gladde uitwendige oppervlakte, Type B

NEN-1SO 21307:2011-06 en

Buizen en hulpstukken van kunststof -
Stuiklasafdichtingsprocedures voor polyetheen (PE)
buizen en hulpstukken gebruikt in constructies van gas-
en waterdistributiesystemen

NEN-1SO 21751:2011 en

Plastics pipes and fittings - Decohesion test of
electrofusion assemblies - Strip-bend test

NEN-EN-1SO 22391-3:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 3: Fittingen

NPR-ISO/TS 26873:2010 en

Plastics pipes and fittings - Definition and construction
procedures for reference lines

NEN 7013:1980 nl

Expansiestukken van PVC en ABS voor binnenrioleringen
(Bouwbesluit 2012)

NEN 7039:2003 nl

Buizen en hulpstukken van kunststof voor
binnenrioleringen - Cyclische temperatuurproef -
Luchtdichtheidsbeproeving

NEN 7060:1984 nl

Instortmoffen van ongeplasticeerd PVC voor ronde
rioolbuizen van ongewapend of gewapend beton
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NEN 7060:1984/C1:1985 nl

Instortmoffen van ongeplasticeerd PVC voor ronde
rioolbuizen van ongewapend of gewapend beton

NEN 7108:1982 nl

Bochten vervaardigd van waterleidingbuizen van
ongeplasticeerd PVC

NEN 7108:1982/C1:1982 nl

Bochten vervaardigd van waterleidingbuizen van
ongeplasticeerd PVC

NEN 7146:2001 nl

Kunststofleidingsystemen - Buigproef voor
thermoplastische hulpstukken - Eisen en
beproevingsmethode

NEN 7200:2004 nl

Kunststofleidingen voor het transport van gas,
drinkwater en afvalwater - Stuiklassen van buizen en
hulpstukken van PE 63, PE 80 en PE 100

NEN 7231:2011 nl

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening -
Hulpstukken van slagvast polyvinylchloride (slagvast
PVC) - Eisen en beproevingsmethoden

NEN 7232:2011 nl

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Zadels
met klampverbindingen van slagvast polyvinylchloride
(slagvast PVC) - Eisen en beproevingsmethoden

NEN 7240:2011 nl

23.040.50 - Pijpleidingen en hulpstu
NEN-EN 295-1:1992/A3:1999 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening -
Trekvaste (overgangs)koppelingen van slagvast
polyvinylchloride (slagvast PVC) voor PE-leidingsystemen
- Eisen en beproevingsmethoden

kken van andere materialen

Keramische buizen en hulpstukken alsmede
buisverbindingen voor riolering onder vrij verval - Deel
1: Eisen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 295-1:1992/A1:1996 en

Keramische buizen en hulpstukken alsmede
buisverbindingen voor riolering onder vrij verval - Deel
1: Eisen

NEN-EN 295-1:1992 en

Keramische buizen en hulpstukken alsmede
buisverbindingen voor riolering onder vrij verval - Deel
1: Eisen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 295-1:1992/A2:1997 en

Keramische buizen en hulpstukken alsmede
buisverbindingen voor riolering onder vrij verval - Deel
1: Eisen

NEN-EN 295-2:1992 en

Keramische buizen en hulpstukken alsmede
buisverbindingen voor riolering onder vrije val - Deel 2:
Kwaliteitscontrole en monstername (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 295-2:1992/A1:1999 en

Keramische buizen en hulpstukken alsmede
buisverbindingen voor riolering onder vrij verval - Deel
2: Kwaliteitscontrole en monstername (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 295-3:2012 en

Keramische rioleringen - Deel 3: Beproevingsmethoden

NEN-EN 295-4:1995 en

Keramische buizen en hulpstukken alsmede
buisverbindingen voor riolering onder vrij verval - Deel
4: Eisen voor speciale hulpstukken, overgangsstukken en
bijbehorende accessoires
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NEN-EN 295-4:1995/C1:1998 en

Keramische buizen en hulpstukken alsmede
buisverbindingen voor riolering onder vrij verval - Deel
4: Eisen voor speciale hulpstukken, overgangsstukken en
bijbehorende accessoires

NEN-EN 295-5:1994/A1:1999 en

Keramische buizen en hulpstukken alsmede
buisverbindingen voor rioleringen onder vrij verval - Deel
5: Eisen aan keramische drainage buizen en hulpstukken

NEN-EN 295-5:1994 en

Keramische buizen en hulpstukken alsmede
buisverbindingen voor rioleringen onder vrij verval - Deel
5: Eisen aan keramische drainage buizen en hulpstukken

NEN-EN 295-6:1995 en

Keramische buizen en hulpstukken, en buisverbindingen
voor rioleringen onder vrij verval - Deel 6: Eisen voor
keramische putten

NEN-EN 295-7:1995 en

Keramische buizen en hulpstukken, en buisverbindingen
voor rioleringen onder vrij verval - Deel 7: Eisen voor
keramische boorbuizen en -koppelstukken

NEN-EN 295-10:2005 en

Keramische buizen en hulpstukken alsmede
buisverbindingen voor riolering onder vrij verval - Deel
10: Prestatie-eisen

NEN-EN 512:1994 en

Vezelcement produkten - Buizen en verbindingen voor
drukleidingen

NEN-EN 512:1994/A1:2001 en

Vezelcement producten - Buizen en verbindingen voor
drukleidingen

NEN-EN 588-1:1996 en

Vezelcementbuizen voor rioleringen en drainage - Deel
1: Buizen, verbindingen en hulpstukken voor systemen
onder vrij verval

NEN-EN 639:1994 en

Algemene eisen voor betonbuizen voor drukleidingen
inclusief verbindingen en hulpstukken

NEN-EN 640:1994 en

Buizen van gewapend beton en betonbuizen met een fijn
verdeelde wapening (zonder plaatstalen kern) voor
drukleidingen, inclusief verbindingen en hulpstukken

NEN-EN 641:1994 en

Buizen van gewapend beton met plaatstalen kern voor
drukleidingen inclusief verbindingen en hulpstukken

NEN-EN 642:1994 en

Buizen van spanbeton met en zonder plaatstalen kern
voor drukleiding, inclusief verbindingen en hulpstukken
en specifieke eisen voor voorspanstaal voor buizen

NEN-EN 1444:2001 en

Buizen van vezelcement - Leidraad voor de aanleg en
voor werkzaamheden op de bouwplaats

NEN-EN 1916:2002/C2:2007 en

Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton

NEN-EN 1916:2002 nl

Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton

NEN-EN 1916:2002 en

Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton

NEN-EN 1916:2002/C1:2005 en

Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton

NEN-EN 1916:2002/C3:2008 en

Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton

NEN-EN 1917:2002 en

Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton
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NEN-EN 1917:2002 nl

Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

NEN-EN 1917:2002/C1:2005 en

Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

NEN-EN 12585:1998 en

Toestellen, leidingen en fittingen van glas - Leidingen en
fittingen DN 15 tot 1000 - Compatibiliteit en
uitwisselbaarheid

NEN-EN 12763:2000 en

Vezelcementbuizen en hulpstukken voor
binnenrioleringen - Afmetingen en technische
leveringsvoorwaarden

NEN-EN 14636-1:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze rioleringen -
Polyesterharsbeton - Deel 1: Buizen en hulpstukken met
flexibele verbindingen

NEN 2160:1959 nl

Straatpot - voor gas- en waterleiding

NEN 3650-4:2012 nl

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 4: Aanvullende
eisen voor leidingen van beton

NEN 7126:2004 nl

NEN-EN 712:1994 en

Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton

23.040.60 - Flenzen, koppelingen en verbindingen

Kunststofleidingsystemen - Trekvaste mechanische
verbindingen tussen drukbuizen en hulpstukken -
Beproevingsmethode voor de weerstand tegen
uittrekken onder constante belasting in lengterichting

NEN-EN 713:1994 en

Kunststofleidingsystemen - Mechanische verbindingen
tussen hulpstukken en drukbuizen van polyolefinen -
Beproevingsmethode voor de lekdichtheid onder
inwendige druk van samenstellen belast door buiging

NEN-EN 715:1994 en

Kunststofleidingsystemen van thermoplasten - Trekvaste
verbindingen tussen drukbuizen en hulpstukken met een
kleine middellijn - Beproevingsmethode voor de
lekdichtheid onder inwendige waterdruk en onder axiale
belasting

NVN-ENV 737-6:2003 en

Pijpleidingsystemen voor medische gassen - Deel 6:
Afmetingen en toewijzing van de koppelstukken voor de
afnamepunten voor medische gass en en vacuim

NEN-EN 911:1995 en

Kunststofleidingsystemen - Ringafdichtingen van
elastomeerrubber en mechanische verbindingen voor
thermoplastische drukbuizen - Beproevingsmethode voor
lekdichtheid onder uitwendige hydrostatische druk

NEN-EN 1092-1:2007+A1:2013 en

Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor
buizen, afsluiters, hulpstukken en accessoires, PN-
aanduiding - Deel 1: Stalen flenzen

NEN-EN 1092-2:1997 en

Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor
buizen, afsluiters, hulpstukken en toebehoren, met PN-
aanduiding - Deel 2: Gietijzeren flenzen

NEN-EN 1092-3:2003/C1:2005
en;fr;de

Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor
buizen, afsluiters, hulpstukken en toebehoren - PN-
aanduiding - Deel 3: Flenzen van koperlegeringen

NEN-EN 1092-3:2003 en

Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor
buizen, afsluiters, hulpstukken en toebehoren - PN-
aanduiding - Deel 3: Flenzen van koperlegeringen
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NEN-EN 1092-3:2003/C2:2007
en;fr;de

Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor
buizen, afsluiters, hulpstukken en toebehoren - PN-
aanduiding - Deel 3: Flenzen van koperlegeringen

NEN-EN 1092-4:2002 en

Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor
buizen, afsluiters, hulpstukken en toebehoren - met PN-
aanduiding - Deel 4: Flenzen van aluminiumlegeringen

NEN-EN 1119:2009 en

Kunststofleidingsystemen - Verbindingen voor met
glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen (GVK)
buizen en hulpstukken - Beproevingsmethode voor de
dichtheid en de weerstand tegen beschadiging van de
flexibele verbindingen met elastomerische
afdichtingselementen

NEN-EN 1123-1:1999/A1:2004 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
thermisch verzinkte stalen buizen, met spie-
mofverbinding voor riolering - Deel 1: Eisen,
beproevingen, kwaliteitscontrole

NEN-EN 1123-1:1999 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste,
stalen buizen - thermisch verzinkt - met spie-
mofverbinding voor riolering - Deel 1: Eisen,
beproevingen, kwaliteitscontrole

NEN-EN 1123-2:2006+A1:2007 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
thermisch verzinkte stalen buizen met spie-
mofverbinding voor riolering - Deel 2: Afmetingen

NEN-EN 1123-3:2004 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
thermisch verzinkte stalen buizen, met spie-
mofverbinding voor riolering - Deel 3: Afmetingen en
speciale eisen voor binnenriolering onder druk en voor
binnenriolering in schepen

NEN-EN 1124-1:1999 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spiemofverbinding voor
riolering - Deel 1: Eisen, beproevingen,
kwaliteitscontrole

NEN-EN 1124-1:1999/A1:2004 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spiemofverbinding voor
riolering - Deel 1: Eisen, beproevingen,
kwaliteitscontrole

NEN-EN 1124-2:2007 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spie-mofverbindingen
voor riolering - Deel 2: Systeem S - Afmetingen

NEN-EN 1124-3:2008 en

Buizen en hulpstukken in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spie-mofverbinding voor
riolering - Deel 3: Systeem X - Afmetingen

NEN-EN 1448:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Componenten van met
glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) -
Beproevingsmethoden voor de beoordeling van het
ontwerp van trekvaste mof- en spie-eindverbindingen
met afdichtingen van elastomeer

NEN-EN 1449:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Componenten van met
glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) -
Beproevingsmethoden voor de beoordeling van het
ontwerp van gelijmde mof- en spie-eindverbindingen
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NEN-EN 1450:1996/A1:1998 en

Kunststofleidingsystemen - Onderdelen van met
glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) -
Beproevingsmethoden voor de beoordeling van het
ontwerp van geboute flensverbindingen

NEN-EN 1450:1996 en

Kunststofleidingsystemen - Onderdelen van met
glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) -
Beproevingsmethoden voor de beoordeling van het
ontwerp van geboute flensverbindingen

NEN-EN 1515-1:1999 en

Flenzen en hun verbindingen - Boutverbindingen - Deel
1: Keuze van bouten en moeren

NEN-EN 1515-2:2002 en

Flenzen en hun verbindingen - Boutverbindingen - Deel
2: Indeling van materialen van bouten voor stalen
flenzen met PN-aanduiding

NEN-EN 1515-3:2005 en

Flenzen en hun verbindingen - Boutverbindingen - Deel
3: Classificatie van bouten voor stalen flenzen met een
"Class" -aanduiding

NEN-EN 1515-4:2010 en

Flenzen en hun verbindingen - Boutverbindingen - Deel
4: Selectie van boutverbindingen voor apparatuur
gerelateerd aan Richtlijn Drukapparatuur (97/23/EG)

NEN-EN 1591-1:2001+A1:2009 en

Flenzen en hun verbindingen - Ontwerpregels voor
flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen -
Deel 1: Berekeningsmethode

NEN-EN 1591-
1:2001+A1:2009/C2:2011 en

Flenzen en hun verbindingen - Ontwerpregels voor
flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen -
Deel 1: Berekeningsmethode

NEN-EN 1591-2:2008 en

Flenzen en hun verbindingen - Ontwerpregels voor
flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen -
Deel 2: Pakkingparameters

NPR-CEN/TS 1591-3:2007 en

Flenzen en hun verbindingen - Ontwerpregels voor
flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen -
Deel 3: Berekeningsmethode voor metaal-op-metaal
contact type flensverbinding

NPR-CEN/TS 1591-4:2007 en

Flenzen en hun verbindingen - Ontwerpregels voor
flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen -
Deel 4: Kwalificatie van personeelshekwaamheid in het
monteren van met bouten vastgezette verbindingen aan
materieel volgens de Richtlijn Drukapparatuur

NPR-CEN/TR 1591-5:2012 en

Flenzen en hun verbindingen - Ontwerpregels voor
flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen -
Deel 5: Berekeningsmethode voor volledig gepakte
verbindingen

NEN-EN 1759-1:2004 en

Flenzen en hun verbinding - Ronde flenzen voor buizen,
afsluiters, hulpstukken en toebehoren, met "class" -
aanduiding - Deel 1: Stalen flenzen, NPS 1/2 tot 24

NEN-EN 1759-3:2003/C1:2006 en

Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor
buizen, afsluiters, hulpstukken en toebehoren, met
"class"-aanduiding - Deel 3: Flenzen van
koperlegeringen
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NEN-EN 1759-3:2003 en

Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor
buizen, afsluiters, hulpstukken en toebehoren, met
"class"-aanduiding - Deel 3: Flenzen van
koperlegeringen

NEN-EN 1759-4:2003 en

Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor
buizen, afsluiters, hulpstukken en toebehoren, met
"class"-aanduiding - Deel 4: Flenzen van
aluminiumlegeringen

NEN-EN 1989:2000 en

Leidingsystemen van thermoplasten - Verbindingen voor
ondergrondse drukloze rioleringstoepassingen -
Beproevingsmethode voor de afdichtende prestatie op
lange-termijn van verbindingen met afdichtingen van
thermoplastische elastomeren (TPE) door het schatten
van de afdichtingsdruk

NEN-EN 10311:2005 en

Verbindingen voor stalen buizen en hulpstukken voor het
transport van water en andere waterige vloeistoffen

NEN-EN 12573-4:2000 en

Gelaste, niet-verplaatsbare, drukloze tanks van
thermoplasten - Deel 4: Constructie en berekening van
flensverbindingen

NEN-EN 12734:2000 en

Irrigatietechniek - Snelkoppelbuizen voor verplaatsbare
irrigatiesystemen - Technische eigenschappen en
beproevingen

NEN-EN 12760:1999 en

Afsluiters - Lassokken voor stalen afsluiters

NEN-EN 13081:2008+A1:2012 en

Tanks voor het transport van gevaarlijke stoffen -
Bedieningsapparatuur voor tanks - Adapters en
koppelingen voor de dampverzamelleiding

NEN-EN 13083:2001 en

Tanks voor het transport van gevaarlijke stoffen -
Bedieningsapparatuur voor tanks - Adapter voor het
laden en lossen aan de onderzijde

NEN-EN 13083:2008 en

Tanks voor het transport van gevaarlijke stoffen -
Bedieningsapparatuur voor tanks - Adapter voor het
laden en lossen aan de onderzijde

NEN-EN 13555:2004 en

Flenzen en hun verbindingen - Pakkingparameters en
beproevingsprocedures relevant voor de ontwerpregels
voor flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen

NPR-CR 13642:1999 en

Flenzen en hun verbindingen - Ontwerpregels voor
flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen -
Achtergrondinformatie

NEN-EN 14525:2004 en

Nodulaire gietijzeren koppelingen en overgangsstukken
van flenzen voor gebruik met buizen van verschillende
materialen: nodulair gietijzer, Grijs gietijzer, Staal, PVC-
U PE, vezel-cement

NEN-EN 14772:2005 en

Flenzen en hun verbindingen - Inspectie en beproeving
voor de kwaliteitsborging van pakkingen volgens EN 514
en EN 12560

NEN-EN 14870-1:2011 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Inductiebochten,
fittingen en flenzen voor transportleidingsystemen - Deel
1: Inductiebochten

NEN-EN 14870-3:2006 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Inductiebochten,
fittingen en flenzen voor transportleidingsystemen - Deel
3: Flenzen
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NEN-EN 14917:2009+A1:2012 en

Metalen balgcompensatoren voor drukhoudende
apparatuur

NEN-1SO 11413:2009 en

Kunststofbuizen en hulpstukken - Voorbereiding van
proefstukverbindingen tussen een polyethyleen (PE) pijp
en een elektrolashulpstuk

NEN-ISO 11414:2009 en

Kunststof buizen en hulpstukken - Voorbehandeling van
polyethyleen (PE) buis/buis of buis/hulpstuk
proefstukverbindingen door stuiklassen

NEN-EN-1SO 13783:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Trekvaste dubbele-
mofverbindingen van ongeplasticeerd PVC (PVC-U) -
Beproevingsmethode voor de lekdichtheid en sterkte
tijdens beproeving op buiging en inwendige druk

NEN-EN-1SO 13846:2000 en

Kunststofleidingsystemen - Trekvaste en niet-trekvaste
hulpstukken en verbindingen voor drukbuizen van
thermoplasten - Beproevingsmethode voor de langeduur
-dichtheid onder inwendige waterdruk

NEN-1SO 13956:2010 en

Kunststofleidingen en fittingen - Bepaling van de
cohesieve weerstand - Afschuifproef voor polyetheen
(PE) zadelsamenstellingen

NEN-EN-1SO 19879:2010 en

Metalen leidingverbindingen voor hydraulische,
pneumatische en algemene toepassingen -
Beproevingsmethoden voor hydraulische verbindingen

NEN-1SO 19899:2010 en

Plastics piping systems - Polyolefin pipes and mechanical
fitting assemblies - Test method for the resistance to
end load (AREL test)

NPR-ISO/TS 19911:2010 en

Plastics pipes and fittings - Format of a technical file for
characterizing PE spigot end fittings

NEN-EN-1SO 27509:2013 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Compacte verbindingen
met opstaande rand met IX afsluitring

NEN 2546:1967 nl

Puntstukken voor capillaire soldeerverbinding voor
waterleidingen

NEN 2979:1986 nl

Stalen overschuifflenzen met aansluitmaten volgens 1SO-
PN 10

NEN 2980:1986 nl

Aluminium overschuifflenzen met aansluitmaten volgens
ISO-PN 10

NEN 2981:1986 nl

Corrosievast-stalen overschuifflenzen met aansluitmaten
volgens ISO-PN 10

NEN 2982:1986 nl

Corrosievast-stalen boordringen voor flenzen met
aansluitmaten volgens I1SO-PN 10

NEN 2984:1989 nl

Corrosievast-stalen buiskoppelingen - Lasuitvoering

NEN 2985:1989 nl

Corrosievast-stalen kraagbussen voor flenzen met
aansluitmaten volgens ISO-PN 10

NEN 7033:1976 nl

Lijmen voor verbindingen in leidingen voor
binnenriolering van ongeplasticeerd PVC

NEN 7080:1982 nl

Cilindrische moffen van thermoplastische kunststof met
klikverbinding voor geribbelde draineerbuizen

NEN 7080:1982/C1:1983 nl

Cilindrische moffen van thermoplastische kunststof met
klikverbinding voor geribbelde draineerbuizen
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NEN 7240:2011 nl

NEN-EN 560:2005 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening -
Trekvaste (overgangs)koppelingen van slagvast
polyvinylchloride (slagvast PVC) voor PE-leidingsystemen
- Eisen en beproevingsmethoden

23.040.70 - Slangen en slangsamenstellen

Apparatuur voor autogeenlassen - Slangaansluitingen
voor apparatuur voor lassen, snijden en verwante
processen

NEN-EN 560:2005/C1:2007 en

Apparatuur voor autogeenlassen - Slangaansluitingen
voor apparatuur voor lassen, snijden en verwante
processen

NEN-EN 561:2002 en

Apparatuur voor autogeenlassen - Snelkoppelingen met
afsluitklep voor gebruik bij lassen, snijden en verwante
processen

NEN-EN 694:2001+A1:2007 en

Brandslangen - Vormvaste slangen voor vaste
brandblusinstallaties

NEN-EN 853:1997/C1:2007 en

Rubberhydrauliekslangen en -slangassemblages met
wapening van gevlochten draad - Specificatie

NEN-EN 853:1997 en

Rubberhydrauliekslangen en -slangassemblages met
wapening van gevlochten draad - Specificatie

NEN-EN 854:1997 en

Rubberhydrauliekslangen en -slangassemblages met
textielwapening - Specificatie

NEN-EN 855:1997 en

Thermoplastische hydrauliekslangen en -
slangassemblages met textielwapening - Specificatie

NEN-EN 856:1997 en

Rubberhydrauliekslangen en -slangassemblages met
wapening van spiraalgewikkeld draad - Specificatie

NEN-EN 857:1997 en

Rubberhydrauliekslangen en -slangassemblages van
compacttype met wapening van gevlochten draad -
Specificatie

NEN-EN 1112:2008 en

Sanitaire kranen - Douchekoppen voor sanitaire kranen
voor leidingwaterinstallaties type 1 en type 2 - Algemene
technische eisen

NEN-EN 1113:2008+A1:2011 en

Sanitaire kranen - Doucheslangen voor sanitaire kranen
voor leidingwaterinstallaties type 1 en type 2 - Algemene
technische eisen

NEN-EN 1327:1996 en

Apparatuur voor autogeenlassen - Slangen van
thermoplasten voor lassen en aanverwante processen

NEN-EN 1360:2005 en

Rubberslangen en slangassemblages voor
brandstofzuilen met telwerk - Specificatie

NEN-EN 1761:1999 en

Rubberslangen en -slangassemblages voor levering door
brandstoftankwagens - Specificatie

NEN-EN 1762:2003/C1:2007 en

Rubberslangen en slangsamenstellen voor LPG
(vloeibaar of gasvormig) en aardgas tot 25 bar (2,5
MPa) - Specificatie

NEN-EN 1762:2003 en

Rubberslangen en slangsamenstellen voor LPG
(vloeibaar of gasvormig) en aardgas tot 25 bar (2,5
MPa) - Specificatie

NEN-EN 1765:2004 en

Rubber slangassemblages voor het zuigen en persen van
olie - Specificatie voor de samenstellen
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NEN-EN 1947:2002+A1:2007 en

Brandslangen - Half flexibele persslangen en
slangassemblages voor pompen en voertuigen

NEN-EN 12115:2011 en

Rubber- en kunststofslangen en -assemblages voor
vloeibare of gasvormige chemicalién - Specificatie

NEN-EN 12434:2000/C1:2001 en

Cryogene vaten - Slangen voor cryogene toepassing

NEN-EN 12434:2000 en

Cryogene vaten - Slangen voor cryogene toepassing

NEN-EN 13371:2002 en

Cryogene vaten - Koppelingen voor cryogeen gebruik

NEN-EN 13482:2001 en

Rubberslangen en slangassemblages voor asfalt en
bitumen - Specificatie

NEN-EN 13483:2005 en

Rubber en kunststof slangen en slangassemblages met
dampretour opvang voor brandstofzuilen met telwerk -
Specificatie

NEN-EN 13618:2011 en

Flexibele leidingenassemblages in drinkwaterinstallaties -
Functionele eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 13765:2010 en

Thermoplastische composiet (niet-gevulcaniseerde)
folieén slangen en slangassemblages voor het transport
van koolwaterstoffen, oplosmiddelen en chemicalien -
Specificatie

NEN-EN 13766:2010 en

Thermoplastische meerlaagse (niet-gevulcaniseerde)
slangen en slangassemblages voor het transport van
vloeibaar petroleumgas en vloeibaar aardgas -
Specificatie

NEN-EN 14420-1:2004+A1:2007 en

Slangkoppelingen met klemmen - Deel 1: Eisen,
overzicht, aanduiding en beproeving

NEN-EN 14420-2:2004 en

Slangkoppelingen met klemmen - Deel 2: Delen van de
nippel slangzijde

NEN-EN 14420-3:2004 en

Slangkoppelingen met klemmen - Deel 3: Klemmen die
met pinnen of bouten zijn vastgezet

NEN-EN 14420-4:2004+A1:2007 en

Slangkoppelingen met klemmen - Deel 4:
Flensverbindingen

NEN-EN 14420-5:2004 en

Slangkoppelingen met klemmen - Deel 5:
Schroefdraadverbindingen

NEN-EN 14420-6:2004+A1:2007 en

Slangkoppelingen met klemmen - Deel 6: TW tankwagen
koppelingen

NEN-EN 14420-7:2004+A1:2007 en

Slangkoppelingen met klemmen - Deel 7: Verbindingen
met vergrendelingsnokken

NEN-EN 14420-8:2004+A1:2007 en

Slangkoppelingen met klemmen - Deel 8: Symmetrische
koppelingen (Guillemin systeem)

NPR-CEN/TS 14421:2006 en

Slangpilaar en klembus voor krimpen en oppersen

NEN-EN 14422:2004/C1:2006 en;fr

Verbindingsassemblages met klemmen voor LPG
transportslangen

NEN-EN 14422:2004 en

Verbindingsassemblages met klemmen voor LPG
transportslangen

NEN-EN 14423:2004 en

Verbindingsassemblages met klemmen voor
stoomslangen met een druk tot 18 bar

NEN-EN 14423:2004/C1:2007 en

Verbindingsassemblages met klemmen voor
stoomslangen met een druk tot 18 bar
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NEN-EN 14424:2004 en

Slangkoppelingen met schroefhulzen

NEN-EN 14540:2004+A1:2007 en

Brandslangen - Niet-doorlatende, plat-oprolbare slangen
voor vaste brandblusinstallaties

NEN-EN 14585-1:2006 en

Gegolfde metalen slangassemblages voor toepassingen
onder druk - Deel 1: Eisen

NPR-CEN/TR 14585-2:2006 en

Gegolfde metalen slangassemblages voor toepassingen
onder druk - Deel 2: Aanbeveling voor het gebruik van
procedures voor conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 14800:2007 en

Gegolfde metalen veiligheidsslangsamenstellen voor de
aansluiting van huishoudelijke vloeibaargastoestellen

NEN-EN 14917:2009+A1:2012 en

Metalen balgcompensatoren voor drukhoudende
apparatuur

NEN-EN 15889:2011 en

Branweerslangen - Beproevingsmethoden

NEN-EN-1SO 1307:2008 en

Rubber- en kunstofslangen - Minimum en maximum
binnendiameters en toleranties op afgesneden lengtes

NEN-EN-1SO 1402:2009 en

Rubber- en kunststofslangen en slangassemblages -
Hydrostatische beproeving

NEN-EN-1SO 1403:2009 en

Rubberslangen met textielversterking voor algemene
watertoepassingen - Specificatie

NEN-EN-1SO 2398:2009 en

Rubberslangen met textielversterking voor perslucht -
Specificatie

NEN-EN-1SO 3821:2010 en

Apparatuur voor autogeenlassen - Rubberslangen voor
gebruik bij lassen, snijden en verwante processen

NEN-EN-1SO 3994:2011 en

Kunststofslangen - Schroefvormige met thermoplasten
versterkte thermoplastische slangen voor het zuigen en
persen van waterige materialen - Specificatie

NEN-EN-1SO 4023:2009 en

Rubberslangen en -slangassemblages voor stoom -
Beproevingsmethoden

NEN-EN-1SO 4080:2010 en

Rubber- en kunststofslangen en slangassemblages -
Bepaling van de gasdiffusie

NEN-EN-1SO 4641:2011 en

Rubber slangen en slangassemblages voor het afzuigen
en de afvoer van water - Specificatie

NEN-EN-1SO 4671:2008 en

Rubber- en kunststofslangen en -slangassemblages -
Methoden voor het bepalen van de afmetingen van
slangen en de lengten van slangassemblages

en

NEN-EN-1SO 4671:2008/A1:2011

Rubber- en kunststofslangen en -slangassemblages -
Methoden voor het bepalen van de afmetingen van
slangen en de lengten van slangassemblages -
Amendment 1: Verduidelijking van de positiewaarde
waarvan de buitendiameter is gemeten

NEN-EN-1SO 5774:2008 en

Kunststofslangen met textielwapening voor
persluchttoepassingen - Specificaties

NEN-EN-1SO 6134:2005 en

Rubberslangen en slangassemblages voor verzadigde
stoom - Specificatie

NEN-EN-1SO 6224:2011 en

Kunststofslangen met textielversterking voor algemene
watertoepassingen - Specificatie

NEN-I1SO 6801:1993 en

Rubber- en kunststofslangen - Bepaling van de
volumetrische uitzetting
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NEN-EN-1SO 6801:1993/A1:2011

en

Rubber- en kunststofslangen - Bepaling van de
volumetrische uitzetting - Amendment 1: Schrapping van
alcohol als drukvloeistof

NEN-EN-1SO 6802:2009 en

Rubber- en kunststofslangen en slangassemblages met
metaaldraadversterking - Hydraulische impulsproef met
buiging

NEN-EN-1SO 6803:2008 en

Rubber- en kunststofslangen en -slangassemblages -
Hydraulische impulsproef zonder buiging

NEN-EN-1SO 6808:2000 en

Kunststofslangen en slangsamenstellen voor zuigen en
persen onder lage druk van vloeibare aardolieproducten
- Specificatie

NEN-EN-1SO 6945:1996 en

Rubberslangen - Bepaling van de slijtvastheid van de
buitenlaag

en

NEN-EN-1SO 6945:1996/A1:2000

Rubberslangen - Bepaling van de slijtvastheid van de
buitenlaag

NEN-EN-1SO 7233:2008 en

Rubber- en kunststofslangen en -assemblages - Bepaling
van de weerstand tegen vaculim

NEN-EN-1SO 7326:2008 en

Rubber- en kunststofslangen - beoordeling van de
weerstand tegen ozon onder statische omstandigheden

NEN-EN-1SO 7369:2004 en

Leidingen - Metalen slangen en slangsamenstellen -
Woordenlijst

NEN-EN-1SO 7662:1996 en

Rubber- en kunststofslangen - Bepaling van de
slijtvastheid van de binnenlaag

en

NEN-EN-1SO 7751:1997/A1:2012

Rubber en kunststof slangen en slangensamenstellen -
Verhoudingen van de proef- en barstdruk tot de
maximale werkdruk - Al: Vervanging van "ontwerp
werkdruk" door "maximale bedrijfsdruk™ in de gehele
tekst

NEN-EN-1SO 7751:1997 en

Rubber- en kunststofslangen en -slangassemblages -
Verhoudingen van de proef- en barstdruk tot de
werkdruk

NEN-EN-1SO 8028:2000 en

Rubber- en/of kunststofslangassemblages voor het
spuiten van verf zonder gebruik van lucht

NEN-EN-1SO 8029:2010 en

Kunststofslang - Opvouwbare waterslang met
textielversterking voor algemeen gebruik - Specificatie

NEN-EN-1SO 8030:1998 en

Rubber- en kunststofslangen - Methode voor de bepaling
van de brandbaarheid

NEN-EN-1SO 8031:2009 en

Rubber- en kunststofslangen en -slangassemblages -
Bepaling van de elektrische eigenschappen

NEN-EN-1SO 8032:1999 en

Rubber- en kunststofslangstellen - Hydraulische
impulsproef met buiging (half omega proef)

NEN-EN-1SO 8033:2006 en

Rubber- en kunststofslangen - Bepaling van de hechting
tussen de lagen

NEN-EN-1SO 8308:2008 en

Rubber- en kunststofslangen en flexibele buizen -
Bepaling van de doorlaatbaarheid voor vloeistof door de
slang- en buiswanden

NEN-EN-1SO 8330:2008 en

Rubber- en kunststofslangstellen - Woordenlijst

NEN-EN-1SO 8331:2011 en

Rubber- en kunststofslangstellen - Richtlijnen voor
selectie, opslag, gebruik en onderhoud
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NEN-EN-1SO 10380:2012 en

Pijpleidingen - Gegolfde metalen slangen en
slangassemblages

NEN-EN-1SO 10619-1:2011 en

Rubber- en kunststofslangen - Meting van de
buigzaamheid en stijfheid - Deel 1: Buigproeven bij
omgevingstemperatuur

NEN-EN-1SO 10619-2:2011 en

Rubber- en kunststofslangen - Meting van buigzaamheid
en stijfheid - Deel 2: Buigproeven bij temperaturen
onder de omgevingstemperatuur

NEN-EN-1SO 10619-3:2011 en

Rubber- en kunststofslangen - Meting van de
buigzaamheid en stijfheid - Deel 3: Buigproeven bij hoge
en lage temperaturen

NEN-EN-1SO 10806:2003 en

Pijpleidingen - Aansluitstukken voor gegolfde metalen
slangen

NEN-EN-1SO 10807:1997 en

Leidingen - Flexibele, geplooide metalen
slangassemblages voor de bescherming van elektrische
leidingen op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan
heersen

NEN-EN-1SO 10960:1996 en

Rubber- en kunststofslangen - Bepaling van de
weerstand tegen ozon onder dynamische
omstandigheden

NEN-1SO 12151-1:2010 en

Leidingverbindingen voor hydraulische en algemene
toepassingen - Slangkoppelingen - Deel 1:
Slangkoppelingen met O-ring volgens 1SO 8434-3

NEN-1SO 12151-2:2003 en

Leidingverbindingen voor hydraulische en algemene
toepassingen - Slangkoppelingen - Deel 2:
Slangkoppelingen met 24°-conus en O-ring volgens 1SO
8434-1 en ISO 8434-4

NEN-1SO 12151-3:2010 en

Aansluitingen voor hydrauliek en voor algemene
toepassingen - Slangkoppelingen - Deel 3:
Slangkoppelingen met flensuiteinden volgens 1SO 6162-
1 of 1ISO 6162-2

NEN-1SO 12151-4:2007 en

Leidingverbindingen voor hydrauliek en voor algemene
toepassingen - Slangkoppelingen - Deel 4:
Slangkoppelingen met metrische inschroefnippels
volgens 1SO 6149

NEN-1SO 12151-5:2007 en

Leidingverbindingen voor hydrauliek en voor algemene
toepassingen - Slangkoppelingen - Deel 5:
Slangkoppelingen met 37° felsrand volgens IS O 8434-2

NEN-EN-1SO 14557:2003 en

Brandslangen - Rubber en kunststof zuigslangen en
slangsamenstellen

NEN-EN-1SO 14557:2003/A1:2007
en

Brandslagen - Rubber en kunststof zuigslangen en
slangsamenstellen

NEN-1SO 15348:2002 en

Leidingen - Gegolfde metalen expansiestukken -
Algemeen

NEN-EN-1SO 15465:2004 en

Leidingen - Gewikkelde metalen slangen en
slangsamenstellen

NEN-1SO 17165-1:2007 en

Hydrauliek - Slangassemblages - Deel 1: Afmetingen en
eisen

NPR-ISO/TR 17165-2:2006 en

Hydrauliek - Slangassemblages - Deel 2: Aanbevolen
praktijken voor hydraulische slangassemblages
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NPR-ISO/TR 17784:2010 en Rubber- en kunststofslangstellen - Leidraad voor het
gebruik door inkopers, monteurs, installateurs en
bedieningspersoneel

NEN-ISO 18752:2012 en Rubberslangen en -slangassemblages - Met draad- of
textielversterking, voor voor constante druk voor
hydraulische toepassingen - Specificatie

NEN-EN-1SO 28017:2011 en Rubberslangen en -slangassemblages, met draad- of
textielversterking, voor baggerdoeleinden - Specificatie

NEN-1SO 28702:2008 en Rubber- en kunststofslangen en buizen -
Textielversterking - Pletproef bij lage temperatuur

NEN-EN-1SO 30013:2011 en Rubber- en kunststofslangen - Methoden van

blootstelling aan laboratoriumlichtbronnen - Bepaling
van veranderingen in kleur, uiterlijk en andere fysische
eigenschappen

NEN 3034:1967 nl Kunststoffen - Keuring van tuinslangen vervaardigd uit
polyvinylchloride
NPR 5527:2009 nl Richtlijn voor controle, inspectie en keuring van

industriéle slangassemblages in de gebruiksfase

23.040.80 - Afdichtingen voor pijpleidingen en slangsamenstellen

NEN-EN 681-1:1996/A1:1998 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 1: Gevulkaniseerde rubber

NEN-EN 681-1:1996/C1:2002 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 1: Gevulkaniseerde rubber

NEN-EN 681-1:1996/A2:2002 en  |Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 1: Gevulkaniseerde rubber

NEN-EN 681-1:1996 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 1: Gevulcaniseerde rubber

NEN-EN 681-1:1996/A3:2005 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en

rioleringsbuizen - Deel 1: Gevulcaniseerde rubber
NEN-EN 681-2:2000/A2:2005 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor

afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 2: Thermoplastische elastomeren

NEN-EN 681-2:2000 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 2: Thermoplastische elastomeren

NEN-EN 681-2:2000/A1:2002 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 2: Thermoplastische elastomeren
NEN-EN 681-3:2000/A1:2002 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor

afdichtingen van verbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 3: Gevulcaniseerde schuimrubber

NEN-EN 681-3:2000 en Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 3: Gevulcaniseerde schuimrubber
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NEN-EN 681-3:2000/A2:2005 en

Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van verbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 3: Gevulcaniseerde schuimrubber

NEN-EN 681-4:2000/A1:2002 en

Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 4: Afdichtingselementen uit
gegoten polyurethaan

NEN-EN 681-4:2000/A2:2005 en

Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 4: Afdichtingselementen uit
gegoten polyurethaan

NEN-EN 681-4:2000 en

Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 4: Afdichtingselementen uit
gegoten polyurethaan

NEN-EN 682:2002 en

Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van verbindingen in buizen en hulpstukken
voor gas en vioeibare koolwaterstoffen

NEN-EN 714:1994 en

Kunststofleidingsystemen - Niet-trekvaste
ringafdichtingen van elastomeerrubber tussen
drukbuizen en hulpstukken - Beproevingsmethode voor
de lekdichtheid onder inwendige hydrostatische druk
zonder axiale belasting

NEN-EN 751-1:1997 en

Afdichtingsmaterialen voor metallieke
schroefdraadverbindingen in contact met gassen van de
le, 2e en 3e-familie en warm water - Deel 1: Anaerobe
afdichtingsmaterialen

NEN-EN 751-2:1997 en

Afdichtingsmaterialen voor metallieke
schroefdraadverbindingen in contact met gassen van de
le, 2e en 3e-familie en warm water - Deel 2: Niet-
uithardende afdichtingsmaterialen

NEN-EN 751-3:1997 en

Afdichtingsmaterialen voor metallieke
schroefdraadverbindingen in contact met gassen van de
le, 2e en 3e-familie en heet water - Deel 3: Niet-
gesinterde banden van PTFE

NEN-EN 751-3:1997/C1:1997 en

Afdichtingsmaterialen voor metallieke
schroefdraadverbindingen in contact met gassen van de
le-, 2e-en 3e-familie en heet water - Deel 3: Niet-
gesinterde banden van PTFE

NEN-EN 1277:2004 en

Kunststofleidingsystemen - Thermoplastische
leidingsystemen voor ondergrondse drukloze
toepassingen - Beproevingsmethoden voor de
lekdichtheid van verbindingen met ringafdichtingen van
elastomeren

NEN-EN 1514-1:1997 en

Flenzen en hun verbindingen - Afmetingen van
pakkingen voor flenzen met PN-aanduiding - Deel 1:
Vlakke pakkingen van niet-metallieke materialen met of
zonder vulmateriaal

NEN-EN 1514-2:2005 en

Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen
met PN-aanduiding - Deel 2: Spiraalpakkingen voor
stalen flenzen
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NEN-EN 1514-3:1997 en

Flenzen en hun verbindingen - Afmetingen van
pakkingen voor flenzen met PN-aanduiding - Deel 3: Niet
-metallieke pakkingen met een mantel van PTFE

NEN-EN 1514-4:1997 en

Flenzen en hun verbindingen - Afmetingen van
pakkingen voor flenzen met PN-aanduiding - Deel 4:
Pakkingen van metaal met geribbeld, vlak of gegroefd
profiel voor gebruik met stalen flenzen

NEN-EN 1514-6:2004 en

Flenzen en hun verbindingen - Afmetingen van
pakkingen voor flenzen met PN-aanduiding - Deel 6:
Pakkingen met een kamprofiel voor stalen flenzen

NEN-EN 1514-7:2004 en

Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen
met PN-aanduiding - Deel 7: Pakkingen met een metalen
omhulling voor stalen flenzen

NEN-EN 1514-8:2004 en

Flenzen en hun verbindingen - Afmetingen van
pakkingen voor flenzen met PN-aanduiding - Deel 8: O-
ring pakkingen van polymeer voor gegroefde flenzen

NEN-EN 1989:2000 en

Leidingsystemen van thermoplasten - Verbindingen voor
ondergrondse drukloze rioleringstoepassingen -
Beproevingsmethode voor de afdichtende prestatie op
lange-termijn van verbindingen met afdichtingen van
thermoplastische elastomeren (TPE) door het schatten
van de afdichtingsdruk

NEN-EN 12308:1998 en

Installaties en uitrusting voor vloeibaar aardgas -
Beproeving op de geschiktheid van pakkingen voor
flensverbindingen in leidingen voor vloeibaar aardgas

NEN-EN 12560-1:2001 en

Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen
met "Class"-aanduiding - Deel 1: Vlakke pakkingen van
niet-metallieke materialen met of zonder kern

NEN-EN 12560-2:2001 en

Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen
met "Class"-aanduiding - Deel 2: Spiraalpakkingen voor
stalen flenzen

NEN-EN 12560-3:2001 en

Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen
met "Class"-aanduiding - Deel 3: Niet-metallieke
pakkingen met een mantel van PTFE

NEN-EN 12560-4:2001 en

Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen
met "Class"-aanduiding - Deel 4: Pakkingen van metaal
met geribbeld, vlak of gegroefd profiel voor gebruik met
stalen flenzen

NEN-EN 12560-5:2001 en

Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen
met "Class"-aanduiding - Deel 5: Pakkingen van metalen
ringverbinding voor gebruik met stalen flenzen

NEN-EN 12560-6:2004 en

Flenzen en hun verbindingen - Afmetingen van
pakkingen voor flenzen met een "Class"-aanduiding -
Deel 6: Pakkingen met kamprofiel voor stalen flenzen

NEN-EN 12560-7:2004 en

Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen
met "Class"-aanduiding - Deel 7: Pakkingen met een
metalen omhulling voor stalen flenzen

NEN-EN 13090:2000 en

Middelen voor het opnieuw afdichten van
draadverbindingen van gasleidingen in gebouwen
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NEN-EN 13555:2004 en Flenzen en hun verbindingen - Pakkingparameters en
beproevingsprocedures relevant voor de ontwerpregels
voor flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen

NPR-CEN/TS 14421:2006 en Slangpilaar en klembus voor krimpen en oppersen

NEN-EN 14741:2006 en Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Verbindingen
voor ondergrondse drukloze toepassingen -
Beproevingsmethode voor lange termijn
afdichtingsprestaties van verbindingen met afdichtingen
van elastomeer (strohalm test)

NEN-EN 14772:2005 en Flenzen en hun verbindingen - Inspectie en beproeving
voor de kwaliteitsborging van pakkingen volgens EN 514
en EN 12560

NEN-EN-IEC 62339-1:2007 en Modulaire component verbindingen door

oppervlaktemontage voor product-
verdelingscomponenten - Deel 1: Elastomerische
afdichtingen

NEN 2983:1989 nl Niet-metalen viakke pakkingen voor flenzen met
aansluitmaten volgens 1SO-PN 10 - Uitvoeringsvorm IBC

23.040.99 - Toebehoren voor pijpleidingen, overige

NEN-EN 1680:1997 en Kunststofleidingsystemen - Afsluiters voor
leidingsystemen van polyetheen (PE) -
Beproevingsmethode voor de bepaling van de
lekdichtheid tijdens en na toepassing van buiging op het
bedieningsmechanisme

NEN-EN 10289:2002 en Stalen buizen en fittingen voor in de bodem en in het
water gelegde leidingen - Uitwendige bekleding
bestaande uit deklagen van epoxy en gewijzigd-epoxy
aangebracht in vloeibare vorm

NEN-EN 10290:2002 en Stalen buizen en fittingen voor in de bodem en in het
water gelegde leidingen - Uitwendige bekleding
bestaande uit deklagen van polyurethaan en gewijzigd-
polyurethaan aangebracht in vloeibare vorm

NEN-EN 10300:2005 en Stalen buizen en hulpstukken voor leidingen op land en
in zee - Bitumineuze warmaangebrachte materialen voor
uitwendige deklagen

NEN-EN 10301:2003 en Stalen buizen en hulpstukken voor leidingen op land en
in zee - Inwendige deklagen voor vermindering van de
wrijving van transport van niet-corrosief gas

NEN-EN 10310:2004 en Stalen buizen en hulpstukken voor land- en zeeleidingen
- Inwendige en uitwendige bekleding op basis van
polyamidepoeder

NEN-EN 10339:2007 en Stalen buizen voor land- en zeeleidingen - Inwendige
vloeibare aangebrachte epoxy voering voor
corrosiebescherming

NEN-EN 12068:1998 en Kathodische bescherming - Uitwendige organische
bekleding voor de bescherming tegen corrosie van in de
bodem of in het water gelegde stalen leidingen die
samen met kathodische bescherming worden gebruikt -
Wikkelbanden en krimpbare materialen
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NEN-EN 12095:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Beugels voor
hemelwaterafvoerbuizen - Beproevingsmethode voor de
sterkte

NEN-EN 12100:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Afsluiters van polyetheen
(PE) - Beproevingsmethode voor de weerstand tegen
buiging bij driepuntsbelasting

NEN-EN 12473:2000 en

Algemene grondslagen voor de kathodische bescherming
in zeewater

NEN-EN 12502-1:2005 en

Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor
de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid in water
en opslagsystemen - Deel 1: Algemeen

NEN-EN 12502-2:2005 en

Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor
de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid in water
en opslagsystemen - Deel 2: Invloed van factoren op
koper en koperlegeringen

NEN-EN 12502-3:2005 en

Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor
de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid in water
en opslagsystemen - Deel 3: Invloed van factoren op
thermisch verzinkt ijzer en staal

NEN-EN 12502-5:2005 en

Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor
de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid in water
en opslagsystemen - Deel 5: Invloed van factoren op
gietijzer, ongelegeerde en laag-gelegeerd ijzer en staal

NEN-EN 13160-1:2003 en

Lekdetectiesystemen - Deel 1: Algemene principes

NEN-EN 13160-2:2003 en

Lekdetectiesystemen - Deel 2: Druk- en
vacutimsystemen

NEN-EN 13160-3:2003 en

Lekdetectiesystemen - Deel 3: Systemen met vloeistof
voor tanks

NEN-EN 13160-4:2003 en

Lekdetectiesystemen - Deel 4: Vloeistof en/of
dampsensorsystemen voor gebruik in opvangplaatsen of
tussenruimten

NEN-EN 13160-6:2003 en

Lekdetectiesystemen - Deel 6: Sensoren in
controleputten

NEN-EN 13160-7:2003 en

Lekdetectiesystemen - Deel 7: Algemene eisen en
beproevingsmethoden voor tussenruimten, afdichtingen
tegen lekken en ommantelingen tegen lekken

NEN-EN 14291:2004 en

Schuimvormende oplossingen voor lekdetectie op
gasinstallaties

NEN-EN 14624:2012 en

Prestaties van mobiele lekdetectoren en van controle-
apparatuur van gehalogeneerde koelmiddelen

NEN-EN 14917:2009+A1:2012 en

Metalen balgcompensatoren voor drukhoudende
apparatuur

NEN-EN 15112:2006 en

Uitwendige kathodische bescherming van
bekledingsbuizen van putten

NPR-CEN/TS 15280:2006 en

Evaluatie van waarschijnlijkheid van
wisselstroomcorrosie van ondergrondse buisleidingen -
Toepassing voor kathodisch beschermende leidingen
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NEN-EN-1SO 21809-1:2011 en Aardolie- en aardgasindustrie - Uitwendige deklagen
voor ondergrondse en verzonken leidingen gebruikt in
transportleidingsystemen - Deel 1: Polyolefin deklagen
(3-laags PE en 3-laags PP)

N 130:1932 nl Rioleeringsonderdeelen - Gietijzeren straatkolkroosters
en trottoirkolkdeksels - Gietijzeren inlaatstuk met stalen
rooster

N 131:1952 nl Rioleringsonderdelen - Betonnen bakken voor straat- en
trottoirkolk (klein model)

N 133:1951 nl Rioleringsonderdelen - Gietijzeren inlaatstukken

NEN 1571:1967 nl Drukmeetnippels voor gas

NEN 2286:1959 nl Beugels voor naadloze koperen pijpen

NEN 2286:1959/C1:1961 nl Beugels voor naadloze koperen pijpen

NEN 7032:1978 nl Stankafsluiters van thermoplastische kunststof

NEN 7032:1978/A1:1981 nl Aanvulling op NEN 7032 - Stankafsluiters van
thermoplastische kunststof

NEN 7032:1978/C1:1978 nl Stankafsluiters van thermoplastische kunststof

NEN 7047:1989/C2:1991 nl Ombhullingsmateriaal van kokosvezel voor draineerbuizen

NEN 7047:1989 nl Ombhullingsmateriaal van kokosvezel voor draineerbuizen

NEN 7048:1989/C1:1989 nl Ombhullingsmateriaal van turfvezel voor draineerbuizen

NEN 7048:1989 nl Ombhullingsmateriaal van turfvezel voor draineerbuizen

NEN 7090:1989 nl Omhullingsmateriaal van polypropeenvezels voor

draineerbuizen

NEN 7090:1989/C1:1989 nl Ombhullingsmateriaal van polypropeenvezels voor
draineerbuizen

23.060.01 - Afsluiters, algemeen

NEN-EN 19:2002 en Industriéle afsluiters - Markering van metalen afsluiters
NEN-EN 19:2002 nl Industriéle afsluiters - Markering van metalen afsluiters
NEN-EN 488:2011 en Stadsverwarmingsbuizen - In de fabriek geisoleerde

buissystemen voor stadsverwarming - Stalen afsluiters
voor stalen leidingen met polyurethaanschuim als
isolatiemateriaal en met een ommanteling van

polyetheen

NEN-EN 736-1:1995 nl Afsluiters - Termen en definities - Deel 1: Definitie van
de afsluitertypen

NEN-EN 736-1:1995 en Afsluiters - Termen en definities - Deel 1: Definitie van
de afsluitertypen

NEN-EN 736-2:1998 nl Afsluiters - Termen en definities - Deel 2: Definitie van
de onderdelen van afsluiters

NEN-EN 736-2:1998 en Afsluiters - Termen en definities - Deel 2: Definitie van
de onderdelen van afsluiters

NEN-EN 736-3:2008 en Afsluiters - Terminologie - Deel 3: Definitie van
basisbegrippen

NEN-EN 736-3:2008 nl Afsluiters - Terminologie - Deel 3: Definitie van
basisbegrippen
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NEN-EN 1074-1:2000 nl

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproevingen ervan - Deel 1:
Algemene eisen

NEN-EN 1074-1:2000 en

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproevingen ervan - Deel 1:
Algemene eisen

NEN-EN 1074-2:2000 nl

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproeving ervan - Deel 2:
Blokafsluiters

NEN-EN 1074-2:2000 en

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproeving ervan - Deel 2:
Blokafsluiters

NEN-EN 1074-2:2000/A1:2004 en

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproeving ervan - Deel 2:
Blokafsluiters

NEN-EN 1074-3:2000 nl

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproeving ervan - Deel 3:
Terugslagkleppen

NEN-EN 1074-3:2000 en

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproeving ervan - Deel 3:
Terugslagkleppen

NEN-EN 1074-4:2000 en

Afsluiters voor de watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid voor gebruik en de beproeving ervan - Deel
4: Beluchtings- en ontluchtingskleppen

NEN-EN 1074-5:2001 en

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproeving ervan - Deel 5:
Regelkleppen

NEN-EN 1267:2012 en

Afsluiters - Beproeving van de stromingsweerstand met
water als beproevingsmedium

NEN-EN 1503-1:2000 en

Afsluiters - Materialen voor huizen, kappen en deksels -
Deel 1: Staalsoorten gespecificeerd in Europese normen

NEN-EN 1503-2:2000 en

Afsluiters - Materialen voor huizen, kappen en deksels -
Deel 2: Staalsoorten anders dan die welke zijn
gespecificeerd in Europese Normen

NEN-EN 1503-3:2000/C1:2001 en

Afsluiters - Materialen voor huizen, kappen en deksels -
Deel 3: Gietijzersoorten gespecificeerd in Europese
normen

NEN-EN 1503-3:2000 en

Afsluiters - Materialen voor huizen, kappen en deksels -
Deel 3: Gietijzersoorten gespecificeerd in Europese
normen

NEN-EN 1503-4:2003 en

Afsluiters - Materialen voor huizen, kappen en deksels -
Deel 4: Koperlegeringen gespecificeerd in Europese
normen

NEN-EN 1626:2008 en

Cryogene vaten - Afsluiters voor cryogeen gebruik

NEN-EN 1705:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Afsluiters van thermoplasten
- Beproevingsmethode voor de integriteit van een
afsluiter na uitwendige slagbelasting

NEN-EN 12100:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Afsluiters van polyetheen
(PE) - Beproevingsmethode voor de weerstand tegen
buiging bij driepuntsbelasting
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NEN-EN 12117:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Hulpstukken, afsluiters en
toebehoren - Bepaling van de relatie tussen gasdebiet
en drukverlies

NEN-EN 12119:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Afsluiters van polyetheen
(PE) - Beproevingsmethode voor de weerstand tegen
temperatuurswisselingen

NEN-EN 12201-4:2002 en

Kunststofleidingsystemen voor de drinkwatervoorziening
- Polyetheen (PE) - Deel 4: Kleppen

NEN-EN 12266-1:2012 en

Industriéle afsluiters - Beproeving van metalen afsluiters
- Deel 1: Beproevingen, beproevingsprocedures en
acceptatiecriteria - Verplichte eisen

NEN-EN 12266-2:2012 en

Industriéle afsluiters - Beproeving van metalen afsluiters
- Deel 2: Beproevingen, beproevingsprocedures en
acceptatiecriteria - Aanvullende eisen

NEN-EN 12351:2010 en

Industriéle afsluiters - Beschermkappen voor afsluiters
met flensaansluitingen

NEN-EN 12516-1:2005/C1:2007 en

Industriéle afsluiters - Ontwerpsterkte van de behuizing
- Deel 1: Tabellarsische methode voor de behuizing van
stalen afsluiters

NEN-EN 12516-1:2005 en

Industriéle afsluiters - Ontwerpsterkte van de behuizing
- Deel 1: Tabellarsische methode voor de behuizing van
stalen afsluiters

NEN-EN 12516-2:2005 en

Industriéle afsluiters - Ontwerpsterkte van de behuizing
- Deel 2: Berekeningsmethode voor de behuizing van
stalen afsluiters

NEN-EN 12516-3:2002 en

Afsluiters - Ontwerpsterkte van de behuizing - Deel 3:
Experimentele methode

NEN-EN 12516-4:2008 en

Industriéle afsluiters - Ontwerpsterkte van de behuizing
- Deel 4: Berekeningsmethode voor industriéle afsluiters
gefabriceerd in metalen anders dan staal

NEN-EN 12567:2000 en

Industriéle afsluiters - Afsluiters voor vloeibaar aardgas -
Eisen aan de geschiktheid voor gebruik en de
beproeving ervan

NEN-EN 12569:1999/C2:2000 en

Industriéle afsluiters - Afsluiters voor de chemische en
petrochemische procesindustrie - Eisen en beproevingen

NEN-EN 12569:1999 en

Industriéle afsluiters - Afsluiters voor de chemische en
petrochemische procesindustrie - Eisen en beproevingen

NEN-EN 12569:1999/C1:2000 en

Industriéle afsluiters - Afsluiters voor de chemische en
petrochemische procesindustrie - Eisen en beproevingen

NEN-EN 12570:2000 nl

Industriéle afsluiters - Methode voor het bepalen van de
grootte van het bedieningselement

NEN-EN 12570:2000 en

Industriéle afsluiters - Methode voor het bepalen van de
grootte van het bedieningselement

NEN-EN 12627:1999 en

Industriéle afsluiters - Lasaansluitingen voor stalen
afsluiters

NEN-EN 12982:2009 en

Industriele afsluiters - Inbouwmaten voor afsluiters met
lasaansluitingen
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NEN-EN 13076:2003 en

Middelen ter voorkoming van verontreininging van
drinkwater door terugstroming - Ongehinderde
doorstroming - Familie A - Type A

NEN-EN 13175:2003+A2:2007 en

LPG materieel en toebehoren - Specificaties en
beproeving van LPG tankafsluiters en hulpstukken

NEN-EN 13397:2001 en

Industriéle afsluiters - Membraanafsluiters gemaakt van
metalen

NEN-EN 13433:2006 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroom - Mechanische
onderbrekers, direct gestuurd - Familie G, type A

NEN-EN 13434:2006 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroim - Mechanische
onderbrekers, hydraulisch gestuurd - Familie G, Type B

NEN-EN 13774:2003 en

Afsluiters voor gasdistributiesystemen met maximale
werkdruk minder of gelijk aan 16 bar - Prestatie-eisen

NEN-EN 14141:2004 en

Afsluiters voor transport van aardgas in pijpleidingen -
Prestatie-eisen en beproevingen

NEN-EN 14454:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Slangkoppeling met
terugstroombeveiliging DN 15 tot DN 32 - Familie H,
type A

NEN-EN 14455:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Onder druk staande
luchtinlaatkleppen DN 15 tot DN 50 - Familie L, type A
en type B

NEN-EN 14506:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Automatische omleiding
- Familie H, type C

NEN-EN 15081:2007 en

Industriéle afsluiters - Montage-set voor de aansluiting
van de zwenkaandrijving

NEN-EN 15389:2008 en

Industriéle afsluiters - Prestatiekenmerken van
thermoplastische afsluiters gebruikt bij bouwproducten
en bouwdelen

NEN-EN 15714-1:2009 en

Industriéle afsluiters - Aandrijvingen - Deel 1:
Terminologie en definities

NEN-EN 15714-2:2009 en

Industriéle afsluiters - Aandrijvingen - Deel 2: Elektrische
aandrijvingen voor industriéle afsluiters - Basiseisen

NEN-EN 15714-3:2009 en

Industriéle afsluiters - Aandrijvingen - Deel 3:
Pneumatische aandrijvingen voor industriéle afsluiters -
Basiseisen

NEN-EN 15714-4:2009 en

Industriéle afsluiters - Aandrijvingen - Deel 4:
Hydraulische aandrijvingen voor industriéle afsluiters -
Basiseisen

NEN-EN-IEC 61518:2001 en

Koppelingsafmetingen tussen verschildrukzenders en
geflensde aansluitingsblokken tot 413 bar (41,3 mpa)

NEN-EN-IEC 61518:2001/C11:2002
en

Koppelingsafmetingen tussen verschildrukzenders en
geflensde aansluitingsblokken tot 413 bar (41,3 mpa)

NEN-EN-1SO 5210:1996 en

Industriéle afsluiters - Aansluitingen voor aandrijvingen
van afsluiters voor meervoudige omwenteling van de
spindel
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NEN-EN-1SO 5211:2001 nl

Industriéle afsluiters - Aansluitingen voor
zwenkaandrijvingen

NEN-EN-1SO 5211:2001 en

Industriéle afsluiters - Aansluitingen voor
zwenkaandrijvingen

NEN-1SO 6553:1992 en

Automatische condenspotten - Merken

NEN-1SO 6554:1992 en

Automatische condenspotten met flenzen -
Inbouwmaten

NEN-1SO 6704:1992 en

Automatische condenspotten - Classificatie

NEN-1SO 6948:1992 en

Automatische condenspotten - Beproeving na fabricage
en van functionele eigenschappen

NEN-ISO 7841:1992 en

Automatische condenspotten - Bepaling van
stoomverlies - Beproevingsmethoden

NEN-1SO 7842:1992 en

Automatische condenspotten - Debietbepaling -
Beproevingsmethoden

NEN-ISO 8233:1991 en

Afsluiters van thermoplasten - Draaimoment -
Beproevingsmethode

NEN-1SO 8659:1991 en

Afsluiters van thermoplasten - Vermoeiingssterkte -
Beproevingsmethode

NEN-EN-1SO 10497:2010 en

Beproeving van afsluiters - Eisen voor brandproeven

NEN-EN-1SO 14723:2009 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Transportleidingsystemen
- Onderzeese leidingafsluiters

NEN-EN-1SO 15848-1:2006 en

Industriéle afsluiters - Metingen, beproeven en
kwalificatieprocedure voor vluchtige emissies - Deel 1:
Classificatiesysteem and kwalificatieprocedures voor
typekeuring voor afsluiters

NEN-EN-ISO 15848-2:2006 en

Industriéle afsluiters - Metingen, beproeven en
kwalificatieprocedure voor viuchtige emissies - Deel 2:
Afnamebeproeving voor de productie van afsluiters

NEN-EN-1SO 22434:2011 en

NEN-EN 161:2011+A3:2013 en

Verplaatsbare gasflessen - Inspectie en onderhoud van
afsluiters

23.060.10 - Klepafsluiters

Beveiligingsafsluiters voor met gas gestookte branders
en gasverbruikstoestellen

NEN-EN 558:2008+A1:2012 en

Industriéle afsluiters - Inbouwmaten van metalen
afsluiters voor gebruik in pijpleidingsystemen met
flensverbindingen - Afsluiters met PN en klasse-
aanduiding

NEN-EN 13709:2010 en

Industriéle afsluiters - Stalen klepafsluiters en afsluitbare
terugslagkleppen

NEN-EN 13789:2010 en

Industriéle afsluiters - Gietijzeren klepafsluiters

NEN-EN 13828:2003 en

Kranen in gebouwen - Met de hand bediende
kogelkranen van koperlegeringen en roestvaststaal voor
de drinkwatervoorziening in gebouwen -
Beproevingsmethoden en eisen

NEN-EN-1SO 17292:2004 en

Metalen kogelafsluiters voor de aardolie-,
petrochemische en verwante industrie

NEN-EN-1SO 21787:2006 en

Industriéle afsluiters - Klepafsluiters van
thermoplastische materialen
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23.060.20 - Kogel- en plugafsluiters

Titel

NEN-EN 331:1998 en

Met de hand bediende kogelkranen en plugkranen met
gesloten bodem voor gasinstallaties in gebouwen

NEN-EN 331:1998/A1:2010 en

Met de hand bediende kogelkranen en bodemplugkranen
voor gasinstallaties in gebouwen

NEN-EN 1213:1999 en

Kranen in gebouwen - Stopkranen van koperlegeringen
voor de drinkwatervoorziening in gebouwen -
Beproevingen en eisen

NEN-EN 1983:2006 en

Industriéle afsluiters - Stalen kogelkranen

NEN-EN 12284:2003 nl

Koelsystemen en warmtepompen - Afsluiters - Eisen,
beproevingen en merken

NEN-EN 12284:2003 en

Koelsystemen en warmtepompen - Afsluiters - Eisen,
beproevingen en merken

NEN-EN 13082:2008+A1:2012 en

Tanks voor het transport van gevaarlijke stoffen -
Bedieningsapparatuur voor tanks - Dampafsluiter

NEN-EN 13308:2002 en

Tanks voor het transport van gevaarlijke goederen -
Uitrusting voor tanks - Niet drukvereffenende
bodemafsluiter

NEN-EN 13316:2002 en

Tanks voor het transport van gevaarlijke goederen -
Uitrusting van tanks - Drukvereffenende bodemafsluiter

NPR-CEN/TS 13547:2007 en

Industriéle afsluiters - Kogelkranen van koperlegeringen

NEN-EN 13709:2010 en

Industriéle afsluiters - Stalen klepafsluiters en afsluitbare
terugslagkleppen

NEN-EN 13786:2005+A1:2008 en

Automatische omschakelkranen met een maximale
uitlaatdruk tot en met 4 bar en een capaciteit tot en met
100 kg/h voor butaan, propaan en B/P-mengsels, en de
daarbij behorende veiligheidsinrichtingen

NEN-EN 15714-1:2009 en

Industriéle afsluiters - Aandrijvingen - Deel 1:
Terminologie en definities

NEN-EN 15714-2:2009 en

Industriéle afsluiters - Aandrijvingen - Deel 2: Elektrische
aandrijvingen voor industriéle afsluiters - Basiseisen

NEN-EN 15714-3:2009 en

Industriéle afsluiters - Aandrijvingen - Deel 3:
Pneumatische aandrijvingen voor industriéle afsluiters -
Basiseisen

NEN-EN 15714-4:2009 en

Industriéle afsluiters - Aandrijvingen - Deel 4:
Hydraulische aandrijvingen voor industriéle afsluiters -
Basiseisen

NEN-EN-1SO 15995:2010 en

Gasflessen - Specificaties voor beproeven van LPG
cilinderafsluiters - Handbediend

NEN-EN-1SO 16135:2006 en

NEN-EN 593:2009+A1:2011 en

23.060.30 - Schuifafsluiters

Industriéle afsluiters - Kogelkranen van thermoplastische
materialen

Industriéle kleppen - Metalen vlinderkleppen

NEN-EN 1171:2002 en

Industriéle afsluiters - Gietijzeren schuifafsluiters

NEN-EN 1984:2010 en

Industriéle afsluiters - Stalen schuifafsluiters

NEN-EN 12288:2010 en

Industriéle afsluiters - Schuifafsluiters van
koperlegeringen
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NEN-EN 50216-8:2005 en

Toebehoren van energietransformatoren en
smoorspoelen - Deel 8: Vlinderkleppen voor
pijpleidingsystemen voor isolatievioeistoffen

NEN-EN 50216-8:2005/A1:2006 en

Toebehoren van energietransformatoren en
smoorspoelen - Deel 8: Vlinderkleppen voor
pijpleidingsystemen voor isolatievioeistoffen

NEN-EN-1SO 16139:2006 en

23.060.40 - Drukregelaars
NEN-EN 88-1:2011 en

Industriéle afsluiters - Schuifafsluiters van
thermoplastische materialen

Drukregelaars en behorende veiligheidsvoorzieningen
voor gasverbruikstoestellen - Deel 1: Drukregelaars voor
inlaatdrukken tot en met 500 mbar

NEN-EN 88-2:2007 en

Drukregelaars en behorende veiligheidsvoorzieningen
voor gasverbruiktoestellen - Deel 2: Drukregelaars voor
inlaatdrukken tussen 0.5 bar en 5 bar

NEN-EN 126:2012 en

Multifunctionele beveiligings- en regelapparatuur voor
gastoestellen

NEN-EN 161:2011+A3:2013 en

Beveiligingsafsluiters voor met gas gestookte branders
en gasverbruikstoestellen

NEN-EN 334:2005+A1:2009 en

Gasdrukregelaars voor inlaatdrukken tot 100 bar

NEN-EN 850:1996/A1:2001 en

Verplaatsbare gasflessen - PIN-index-systeem en
afsluiter met klembeugel voor gebruik met medische
gassen

NEN-EN 1074-5:2001 en

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproeving ervan - Deel 5:
Regelkleppen

NEN-EN 1106:2010 en

Met de hand bediende kranen voor met gas gestookte
toestellen

NEN-EN 1349:2009 en

Regelkleppen voor de procesindustrie

NEN-EN 1567:1999 en

Kranen in gebouwen - Waterdruk reducerende kleppen
en waterdruk reducerende combinatiekleppen - Eisen en
beproevingen

NEN-EN 1854:2010 en

Drukvoelers voor met gas gestookte branders en
toestellen

NVN-ENV 1954:1996 en

Foutgedrag van elektronische veiligheidsonderdelen van
gasverbruikstoestellen onder invloed van in- en
uitwendige storingen

NEN-EN 12067-2:2004 en

Regelaars voor gas/lucht verhouding voor gasbranders
en voor gasverbruikstoestellen - Deel 2: Elektronische
soorten

NEN-EN 12186:2000 en

Gasvoorzieningsystemen - Gasdrukregelstations voor
gastransport en -distributie - Functionele eisen

NEN-EN 12186:2000/A1:2005 en

Gasvoorzieningsystemen - Gasdrukregelstations voor
gastransport en -distributie - Functionele eisen

NEN-EN 12279:2000 en

Gasvoorzieningsystemen - Gasdrukregelinstallaties in
aansluitleidingen - Functionele eisen

NEN-EN 12279:2000/A1:2005 en

Gasvoorzieningsystemen - Gasdrukregelinstallaties in
aansluitleidingen - Functionele eisen
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NEN-EN 12864:2002/A1:2003 en

Niet-instelbare drukregelaars met een maximale
uitlaatdruk kleiner dan of gelijk aan 200 mbar, en een
capaciteit kleiner dan of gelijk aan 4 kg/h, voor butaan,
propaan en B/P-mengsels, en de daarbij behorende
veiligheidsinrichtingen

NEN-EN 12864:2002/A2:2005 en

Niet-instelbare drukregelaars met een maximale
uitlaatdruk kleiner dan of gelijk aan 200 mbar, en een
capaciteit kleiner dan of gelijk aan 4 kg/h, voor butaan,
propaan en B/P-mengsels, en de daarbij behorende
veiligheidsinrichtingen

NEN-EN 12864:2002 en

Niet-instelbare drukregelaars met een maximale
uitlaatdruk kleiner dan of gelijk aan 200 mbar, en een
capaciteit kleiner dan of gelijk aan 4 kg/h voor butaan,
propaan en B/P-mengsels, en de daarbij behorende
veiligheidsinrichtingen

NEN-EN 12864:2002/A3:2009 en

Niet-instelbare drukregelaars met een maximale
uitlaatdruk kleiner dan of gelijk aan 200 mbar, en een
capaciteit kleiner dan of gelijk aan 4 kg/h voor butaan,
propaan en B/P-mengsels, en de daarbij behorende
veiligheidsinrichtingen

NEN-EN 12952-10:2002 en

Ketels met pijpen en hulpinstallaties - Deel 10: Eisen
voor beveiliging tegen overdruk

NEN-EN 13611:2007+A2:2011 en

Veiligheids- en regelinrichtingen voor gasbranders en
gasverbruikstoestellen - Algemene eisen

NEN-EN 13648-1:2008 en

Cryogene vaten - Veiligheidsvoorzieningen tegen
ontoelaatbare overdruk - Deel 1: Veiligheidskleppen voor
cryogeen gebruik

NEN-EN 13648-2:2002 nl

Cryogene vaten - Veiligheidsvoorzieningen tegen
ontoelaatbare overdruk - Deel 2:
Veiligheidsvoorzieningen met een breekplaat voor
cryogeen gebruik

NEN-EN 13648-2:2002 en

Cryogene vaten - Veiligheidsvoorzieningen tegen
ontoelaatbare overdruk - Deel 2:
Veiligheidsvoorzieningen met een breekplaat voor
cryogeen gebruik

NEN-EN 13785:2005+A1:2008 en

Regelaars met een capaciteit tot en met 100 kg/h, en
een maximale nominale uitlaatdruk tot en met 4 bar,
anders dan die in EN 12864 voor butaan, propaan en
B/P-mengsels en de daarbij behorende
veiligheidsinrichtingen

NEN-EN 13786:2005+A1:2008 en

Automatische omschakelkranen met een maximale
uitlaatdruk tot en met 4 bar en een capaciteit tot en met
100 kg/h voor butaan, propaan en B/P-mengsels, en de
daarbij behorende veiligheidsinrichtingen

NEN-EN 13787:2001 en

Elastomeren voor gasdrukregelaars en de daarbij
behorende veiligheidsvoorzieningen voor inlaatdrukken
tot 100 bar

NEN-EN 13953:2003+A1:2007 en

LPG uitrusting en toebehoren - Veiligheidskleppen voor
verplaatsbare hervulbare gasflessen voor vloeibaar gas
(LPG)
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NEN-EN 14071:2004 en

Drukontlastkleppen voor LPG-tanks - Aanvullende
apparatuur

NEN-EN 14129:2004 en

Drukontlastkleppen voor LPG-tanks

NEN-EN 14189:2003 en

Verplaatsbare gasflessen - Inspectie en onderhoud van
afsluiters tijdens periodiek onderzoek van gasflessen

NEN-EN
14382:2005+A1:2009/C1:2009 en

Veiligheidsvoorzieningen voor gasdrukregelstations en -
installaties - Gasveiligheidsafsluiters voor inlaatdrukken
tot 100 bar

NEN-EN 14382:2005+A1:2009 en

Veiligheidsvoorzieningen voor gasdrukregelstations en -
installaties - Gasveiligheidsafsluiters voor inlaatdrukken
tot 100 bar

NEN-EN 14596:2005 en

Tanks voor transport van gevaarlijke stoffen -
Onderhoudsuitrusting voor tanks -
Noodveiligheidskleppen

NEN-EN 14912:2006 en

LPG materieel en toebehoren - Inspectie en onderhoud
van LPG afsluiters tijdens periodiek onderzoek van
flessen

NEN-EN 15069:2008 en

Gasaansluitkranen voor metalen aansluitleidingen voor
huishoudelijke gastoestellen

NEN-EN 15202:2012 en

LPG materieel en toebehoren - Essentiéle operationele
afmetingen voor LPG afsluiter uitlaat van gasflessen en
aansluitingen van aanverwante apparatuur

NEN 10534-6:1988 en;fr

Regelkleppen voor de procesindustrie - Deel 6:
Bijzonderheden voor het bevestigen van
klepstandstellers aan de aandrijving van de regelklep

NEN-EN-IEC 60534-1:2005 en;fr

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 1:
Terminologie voor regelkleppen en algemene
beschouwingen

NEN-EN-IEC 60534-2-1:2011 en

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 2-1:
Doorstroomcapaciteit - Vergelijkingen voor de
afmetingen van regelkleppen bij vloeistofstromen onder
geinstalleerde condities

NEN-EN-IEC 60534-2-3:1998 en;fr

Regelkleppen voor de procesindustrie - Deel 2-3:
Doorstroomcapaciteit - Beproevingsmethode

NEN-EN-IEC 60534-2-4:2009 en

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 2-4:
Doorstroomcapaciteit - Inherente
doorstromingseigenschappen en meetbereik

NEN-EN-IEC 60534-2-5:2003 en;fr

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 2-5:
Doorstroomcapaciteit - Vergelijkingen voor de
doorstroomberekening van meertrapsregelkleppen met
stapsgewijze aanpassing

NEN-EN-IEC 60534-3-1:2000 en

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 3-1:
Afmetingen - Inbouwmaten voor tweewegkogelkleppen
met flenzen en met rechte doorlaat en hart-
aansluitvlakmaten voor tweewegkogelkleppen met
flenzen en met haakse doorlaat

NEN-EN-IEC 60534-3-2:2001 en;fr

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 3-2:
Afmetingen - Inbouwmaten voor roterende regelkleppen
behalve smoorkleppen
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NEN-EN-IEC 60534-3-3:1998 en;fr

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 3-3:
Afmetingen - Inbouwmaten voor
tweewegkogelregelkleppen met een stompe las

NEN-EN-IEC 60534-5:2004 en;fr

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 5:
Merken

NEN-EN-IEC 60534-6-1:1997 en;fr

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 6:
Montage-aanwijzingen voor het bevestigen van
regelbare aandrijvingen op regelkleppen - Sectie 1:
Montage van regelbare aandrijvingen op lineaire
actuatoren

NEN-EN-IEC 60534-6-2:2001 en;fr

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 6-2:
Montage-aanwijzingen voor het bevestigen van
klepstandstellers - Montage van klepstandstellers op
draaibare aandrijvingen

NEN-EN-IEC 60534-7:2010 en

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 7:
Gegevensblad voor regelkleppen

NEN-EN-IEC 60534-8-1:2006 en;fr

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 8-1:
Geluidsmetingen - Laboratoriummetingen van geluid
opgewekt door aérodynamische stroming door
regelkleppen

NEN-EN-IEC 60534-8-2:2011 en

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 8-2:
Geluidsmetingen - Laboratoriummetingen van geluid
opgewekt door hydrodynamische stroming door
regelkleppen

NEN-EN-IEC 60534-8-3:2011 en

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 8-3:
Geluidsmetingen -Methode voor de voorspelling van
aerodynamisch geluid opgewekt door regelkleppen

NEN-EN-IEC 60534-8-
4:2006/C1:2006 en

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 8-4:
Geluidmetingen - Voorspelling van geluid opgewekt door
hydrodynamische stroming

NEN-EN-IEC 60534-8-4:2006 en;fr

Regelkleppen voor industriéle processen - Deel 8-4:
Geluidmetingen - Voorspelling van geluid opgewekt door
hydrodynamische stroming

NEN-EN-1SO 2503:2009 en

Apparatuur voor autogeenlassen - Drukregelaars en
drukregelaars met volumestroommeters voor gasflessen
gebruikt voor lassen, snijden en aanverwante processen
tot en met 300 bar

NEN-EN-1SO 7291:2010 en

Apparatuur voor autogeen lassen - Drukregelaars voor
systemen met cilinders gebruikt bij lassen, snijden en
verwante processen tot 300 bar

NEN-EN-1SO 10297:2006 en

Verplaatsbare gasflessen - Afsluiters voor gasflessen -
Specificatie en typekeuring

NEN-EN-1SO 11114-1:2012-1:2012
en

Verplaatsbare gasflessen - Compatibiliteit van materialen
voor flessen en afsluiters met gasinhoud - Deel 1:
Metalen

NEN-EN-1SO 11114-2:2001 en

Verplaatsbare gasflessen - Compatibiliteit van materialen
voor flessen en afsluiters met de gasinhoud - Deel 2:
Niet-metalen

NEN-EN-1SO 13341:2010 en

Verplaatsbare gasflessen - Aansluiting van afsluiters op
gasflessen
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NEN-EN-1SO 15615:2002 en

Apparatuur voor autogeenlassen - Verdeelsystemen voor
acetyleen voor lassen, snijden en verwante processen -
Veiligheidseisen voor hogedruktoestellen

NEN 1059:2010 nl

Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-
EN 12279 - Gasvoorzieningsystemen - Gasdrukregel- en
meetstations voor transport en distributie

NEN 7244-10:2010 nl

23.060.50 - Terugslagkleppen
NEN-EN 1074-3:2000 en

Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale
bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 10: Specifieke
functionele eisen voor opstellingsruimten en
meteropstellingen met een maximale inlaatdruk van 100
mbar en een maximale ontwerpcapaciteit van 650
mn3/h

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproeving ervan - Deel 3:
Terugslagkleppen

NEN-EN 1074-3:2000 nl

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproeving ervan - Deel 3:
Terugslagkleppen

NEN-EN 12334:2001 en

Industriéle afsluiters - Terugslagkleppen van gietijzer

NEN-EN 12334:2001/A1:2004 en

Industriéle afsluiters - Terugslagkleppen van gietijzer

NEN-EN 13709:2010 en

Industriéle afsluiters - Stalen klepafsluiters en afsluitbare
terugslagkleppen

NEN-EN 13959:2004 en

Terugslagkleppen tegen verontreiniging - DN 6 tot DN
250 inclusief familie E, type A, B, Cen D

NEN-EN 14341:2006 en

Industriéle afsluiters - Stalen terugslagkleppen

NEN-EN 14451:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroom - In-line anti-vacutimklep
DN 8 tot DN 80 - Familie D - Type A

NEN-EN 14452:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroom - Pijponderbreker met
atmosferische ontluchting en bewegend element DN 10
tot DN 20 - Familie D, Type B

NEN-EN 14453:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroom - Pijponderbreker met
permanente atmosferische ontluchting DN 10 tot DN 20
- Familie D, Type C

NPR-CEN/TR 15356-1:2006 en

Validatie en interpretatie van analytische methoden,
migratiebeproeving en analytische gegevens voor
materialen en artikelen in contact met voedingsmiddelen
- Deel 1: Algemene overwegingen

NEN-EN-1SO 16137:2006 en

23.060.99 - Afsluiters, overige
NEN-EN 917:1997 en

Industriéle afsluiters - Terugslagkleppen van
thermoplastische materialen

Kunststofleidingsystemen - Afsluiters van thermoplasten
- Beproevingsmethode voor de weerstand tegen
inwendige druk en de lekdichtheid

195



Document Taal Titel

NEN-EN 1074-6:2008 en

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproeving ervan - Deel 6:
Hydranten

NEN-EN 1555-4:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening -
Polyetheen (PE) - Deel 4: Afsluiters

NEN-EN 1680:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Afsluiters voor
leidingsystemen van polyetheen (PE) -
Beproevingsmethode voor de bepaling van de
lekdichtheid tijdens en na toepassing van buiging op het
bedieningsmechanisme

NEN-EN 1704:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Afsluiters van thermoplasten
- Beproevingsmethode voor de integriteit van een
afsluiter na temperatuurwisselingen onder buiging

NEN-EN 12380:2003 en

Beluchtingsventielen voor de binnenriolering - Eisen,
beproevingsmethoden en conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 13077:2008 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Vrije uitloop met een
niet cirkelvormige overloop (onbegrensd) - Familie A -
Type B

NEN-EN 13078:2003 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Vrije uitloop met
beluchte toevoerbuis en overloop - Familie A-Type C

NEN-EN 13079:2003 en

Inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Vrije uitloop met
injector - Familie A - Type D

NEN-EN 15081:2007 en

Industriéle afsluiters - Montage-set voor de aansluiting
van de zwenkaandrijving

NEN-EN 15096:2008 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Slangkoppeling met anti
-vacuiimklep - DN 15 tot DN 25 inclusief Familie H, type
B en type D - Algemene technische specificatie

NEN-EN-IEC 61514:2002 en;fr

Regelsystemen voor de procesindustrie -
Evaluatiemethoden voor de prestatie van
klepstandstellers met pneumatische uitgangen

NEN-EN-1SO 16136:2006 en

Industriéle afsluiters - Vlinderkleppen van
thermoplastische materialen

NEN-EN-1SO 16138:2006 en

Industriéle afsluiters - Membraanafsluiters van
thermoplastische materialen

NEN 3826:1970 nl

NEN-EN 1403:1998 en

Membraanafsluiters voor water

25.220.40 - Metallieke deklagen

Corrosiebescherming van metalen - Elektrolytisch
aangebrachte deklagen - Methode voor het specificeren
van algemene eisen

NEN-EN 10244-1:2009 en

Staaldraad en draadproducten - Deklagen van non-
ferrometaal op staaldraad - Deel 1: Algemene principes

NEN-EN 10244-1:2009/C1:2011 en

Staaldraad en draadproducten - Deklagen van non-
ferrometaal op staaldraad - Deel 1: Algemene principes
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NEN-EN 10244-2:2009 en

Staaldraad en draadproducten - Deklagen van non-
ferrometaal op staaldraad - Deel 2: Deklagen van zink
en zinklegeringen

NEN-EN 10244-3:2001 en

Staaldraad en draadproducten - Deklagen van non-
ferrometaal op staaldraad - Deel 3: Deklagen van
aluminium

NEN-EN 10244-4:2001 en

Staaldraad en draadproducten - Deklagen van non-
ferrometaal op staaldraad - Deel 4: Deklagen van tin

NEN-EN 10244-5:2001 en

Staaldraad en draadproducten - Deklagen van non-
ferrometaal op staaldraad - Deel 5: Deklagen van nikkel

NEN-EN 10244-6:2001 en

Staaldraad en draadproducten - Deklagen van non-
ferrometaal op staaldraad - Deel 6: Deklagen van koper,
brons of messing

NEN-EN 10318:2005 en

Bepaling van de dikte en chemische samenstelling van
metallieke deklagen gebaseerd op zink en aluminium -
Routinemethode

NEN-EN 12068:1998 en

Kathodische bescherming - Uitwendige organische
bekleding voor de bescherming tegen corrosie van in de
bodem of in het water gelegde stalen leidingen die
samen met kathodische bescherming worden gebruikt -
Wikkelbanden en krimpbare materialen

NEN-EN 12474:2001 en

Kathodische bescherming van buitengaats gelegde
leidingen

NEN-EN 12487:2007 en

Corrosiebescherming van metalen - Gespoelde en niet-
gespoelde chromaatdeklagen op aluminium en
aluminiumlegeringen

NEN-EN 12487:2007/C1:2008 en

Corrosiebescherming van metalen - Gespoelde en niet-
gespoelde chromaatdeklagen op aluminium en
aluminiumlegeringen

NEN-EN 12499:2003 en

Inwendige kathodische bescherming van metalen
constructies

NEN-EN 12499:2003/C1:2006 en

Inwendige kathodische bescherming van metalen
constructies

NEN-EN 12501-2:2003 en

Corrosiebescherming van metallieke materialen -
Corrosiewaarschijnlijkheid in de bodem - Deel 2: Laag-
gelegeerd en niet-gelegeerd ijzer en staal

NEN-EN 13144:2003 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen -
Methode voor de kwantitatieve meting van de hechting
door trekproeven

NEN-EN 13173:2001 en

Kathodische bescherming van drijvende buitengaatse
constructies van staal

NEN-EN 13509:2003 en

Meettechnieken van kathodische bescherming

NEN-EN 13603:2002 en

Koper en koperlegeringen - Beproevingsmethoden voor
het beoordelen van beschermende deklagen van tin voor
getrokken rond koperdraad voor elektrische doeleinden

NEN-EN 13636:2004 en

Kathodische bescherming van ondergrondse metalen
tanks en daarmede verbonden pijpleidingen

NEN-EN 13811:2003 en

Sherardiseren - Zinkdiffusiedeklagen op ijzer- en
staalproducten - Specificatie
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NEN-EN 13811:2003 nl

Sherardiseren - Zinkdiffusiedeklagen op ijzer- en
staalproducten - Specificatie

NEN-EN 13858:2007 en

Corrosiebescherming van metalen - Niet-elektrolytisch
aangebrachte zinkbevattende deklagen op onderdelen
van ijzer en staal

NEN-EN 14505:2005 en

Kathodische bescherming van complexe constructies

NEN-EN 14571:2005 en

Metallieke deklagen op niet-metallieke basismaterialen -
Meting van de laagdikte - Methode met microweerstand

NEN-EN 15205:2006 en

Bepaling van het gehalte aan zeswaardig chroom in
corrosiebeschermingslagen - Kwalitatieve analyse

NEN-EN 15257:2007 en

Kathodische bescherming - Competentie niveaus en
certificatie van personeel betreffende kathodische
bescherming

NEN-EN 15646:2009 en

Elektrolytische deklagen - Elektrolytisch aangebrachte
deklagen van aluminium en aluminiumlegeringen met
aanvullende behandeling - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 15648:2009 en

Thermische spuiten - Samengestelde
kwalificatiemethode

NEN-EN-1SO 1456:2009 en

Metallieke deklagen - Elektrolytisch aangebrachte
deklagen van nikkel, nikkel plus chroom, koper plus
nikkel en koper plus nikkel plus chroom

NEN-EN-1SO 1460:1994 en

Metallieke deklagen - Dompelverzinkte deklagen op
metalen - Gravimetrische bepaling van de massa per
eenheid van oppervlak

NEN-EN-1SO 1461:2009 en

Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op
ijzeren en stalen voorwerpen - Specificaties en
beproevingsmethoden

NEN-EN-1SO 1461:2009 nl

Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op
ijzeren en stalen voorwerpen - Specificaties en
beproevingsmethoden

NEN-EN-1SO 1463:2004 en

Metaal- en oxidebedekkingen - Meting van de laagdikte -
Microscopische methode

NEN-EN-1SO 2063:2005 en

Thermisch spuiten - Metallieke en andere niet-
organische deklagen - Zink, aluminium en hun
legeringen

NEN-EN-1SO 2064:2000 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen -
Definities en conventies over de meting van de dikte

NEN-EN-I1SO 2080:2009 en;fr

Metalen en andere anorganische deklagen -
Oppervlaktebehandeling, metallieke en andere niet-
organische deklagen - Woordenlijst

NEN-EN-1SO 2081:2009 en

Metallieke en andere deklagen - Elektrolytisch
aangebrachte deklagen van zink met aanvullende
behandeling van ijzer of staal

NEN-EN-1SO 2082:2009 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen -
Elektrolytisch aangebrachte deklagen van cadmium met
aanvullende behandeling van ijzer en staal

NEN-1SO 2093:1998 en

Electrolytisch aangebrachte deklagen van tin -
Specificaties en beproevingsmethoden
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NEN-EN-1SO 2177:2004 en

Metallieke deklagen - Meting van de laagdikte -
Coulometrische methode door anodisch oplossen

NEN-EN-1SO 2178:1995 en

Niet-magnetische deklagen op magnetische
oppervilakken - Meting van de laagdikte - Magnetische
methode

NEN-1SO 2179:1998 en

Electrolytisch aangebrachte deklagen van tin-
nikkellegeringen - Specificaties en beproevingsmethoden

NEN-EN-1SO 2361:1995 en

Elektrolytisch aangebrachte deklagen van nikkel op
magnetische en niet-magnetische oppervlakken - Meting
van de laagdikte - Magnetische methode

NEN-EN-1SO 2819:1994 en

Metallieke deklagen op metallieke opperviakken -
Elektrolytisch en chemische aangebrachte deklagen -
Overzicht van de methoden voor de beproeving van de
hechting

NEN-EN-1SO 3497:2001 en

Metallieke deklagen - Meting van de dikte van de
deklaag - Spectrometrische methode met réntgenstraling

NEN-EN-1SO 3543:2001 en

Metallieke en niet-metallieke deklagen - Meting van de
dikte - Methode met beta-terugstraling

NEN-EN-1SO 3543:2001/C1:2007
en

Metallieke en niet-metallieke deklagen - Meting van de
dikte - Methode met beta-terugstraling

NEN-EN-1SO 3868:1994 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen - Meting
van de laagdikte - Fizeau-meerstraals-interferentie-
methode

NEN-EN-1SO 3882:2003 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen -
Overzicht van methoden voor het meten van de dikte

NEN-EN-1SO 4516:2002 en

Metallieke en soortgelijke deklagen - Beproeving van de
microhardheid volgens Vickers en Knoop

NEN-EN-1SO 4518:1995 en

Metallieke deklagen - Meting van de dikte -
Profilmetrische methode

NEN-EN-1SO 4521:2008 en

Metallieke en andere anorganische deklagen -
Elektrolytisch aangebrachte deklagen van zilver en
zilverlegeringen voor functionele toepassingen -
Specificatie en beproevingsmethoden

NEN-1SO 4524-2:2000 en

Metallieke deklagen - Beproevingsmethoden voor
elektrolytisch aangebrachte deklagen van goud en
goudlegeringen - Deel 2: Kimaatbeproevingen met
stromende gemengde gassen (MFG)

NEN-EN-1SO 4524-3:1995 en

Metallieke deklagen - Beproevingsmethoden voor
elektrolytisch aangebrachte deklagen van goud en
goudlegeringen - Deel 3: Elektrografische beproevingen
op porositeit

NEN-EN-1SO 4524-6:1994 en

Metallieke deklagen - Beproevingsmethoden voor
elektrolytisch aangebrachte deklagen van goud en
goudlegeringen - Deel 6: Bepaling van de aanwezigheid
van restzouten

NEN-EN-1SO 4526:2004 en

Metallieke deklagen - Elektrolytisch aangebrachte
deklagen van nikkel voor technische doeleinden

NEN-EN-1SO 4527:2003 en

Metallieke deklagen - Stroomloze (elektroloze) nikkel-
fosfor deklagen - Specificatie en beproevingsmethoden
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NEN-EN-1SO 4536:1995 en

Metallieke deklagen en niet-organische deklagen op
metallieke oppervlakken - Corrosieproef met
zoutdruppels (SD-proef)

NEN-EN-1SO 4538:1995 en

Metallieke deklagen - Corrosieproef met thioacetamide
(TAA-proef)

NEN-EN-1SO 4541:1994 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen -
Corrodkote-corrosieproef (CORR-proef)

NEN-EN-1SO 4543:1994 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen -
Algemene regels voor corrosieproeven toepasbaar op
opslagomstandigheden

NEN-EN-1SO 6158:2011 en

Metallieke en andere anorganische deklagen -
Elektrolytisch aangebrachte deklagen van chroom voor
technische doeleinden

NEN-EN-1SO 6988:1994 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen -
Beproeving met zwaveldioxide bij algemene
vochtigheidscondensatie

NEN-EN-1SO 8401:1994 en

Metallieke deklagen - Overzicht van de methoden voor
het meten van de taaiheid

NEN-EN-1SO 9220:1994 en

Metallieke deklagen - Metingen van de laagdikte -
Methode door scannen met een elektronenmicroscoop

NEN-ISO 9587:2007 en

Metallieke en andere anorganische deklagen -
Voorbehandeling van ijzer en staal ter beperking van het
risico van waterstofbrosheid

NEN-1SO 9588:1999 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen -
Behandelingen na het bekleden van ijzer of staal om het
risico van waterstofbrosheid te verkleinen

NEN-EN-1SO 10111:2002 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen - Meting
van de massa per eenheid van oppervlak - Overzicht van
gravimetrische en chemische analysemethoden

NEN-EN-1SO 10289:2001 en

Methoden voor corrosieproeven van metallieke en
andere niet-organische deklagen op metallieke
ondergronden - Indeling van proefstukken en
vervaardigde artikelen die aan corrosieproeven worden
onderworpen

NEN-EN-1SO 10308:2006 en

Metallieke deklagen - Overzicht van
porositeitsbeproeving

NEN-1SO 10587:2000 en

Metallieke en andere anorganische deklagen -
Beproeving voor de overblijvende brosheid in zowel
metalliek beklede en onbeklede artikelen met een
uitwendige schroefdraad en staven - Methode met een
wig

NEN-EN-1SO 10683:2000 en

Bevestigingsartikelen - Niet-elektrolytisch aangebrachte
deklagen van zink

NEN-EN-1SO 10684:2004 en

Bevestigingsartikelen - Door thermisch verzinken
aangebrachte deklagen

NEN-EN-1SO 10684:2004/C2:2009
en

Bevestigingsartikelen - Door thermisch verzinken
aangebrachte deklagen

NEN-EN-1SO 12683:2004 en

Mechanisch aangebrachte deklagen van zink -
Specificatie en beproevingsmethode
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NEN-1SO 12686:2000 en

Metallieke en andere anorganische deklagen -
Geautomatiseerd gecontroleerd kogelstralen van
metalen artikelen voorafgaand aan plateren met nikkel,
autocatalytisch nikkel of chroom, of als een laatste
afwerking

NEN-EN-1SO 12687:1998 en

Metallieke deklagen - Beproeving van de porositeit -
Beproeving met vochtig zwavel (zwavelbloemen)

NEN-EN-1SO 12690:2010 en

Thermisch spuiten - Codrdinatie van thermisch spuiten -
Taken en verantwoordelijkheden

NEN-EN-1SO 13174:2013 en

Kathodische bescherming van haveninstallaties

NEN-1SO 14647:2000 en

Metallieke deklagen - Bepaling van de porositeit van
deklagen van goud op metalen ondergronden -
Dampbeproeving met salpeterzuur

NEN-EN-1SO 14713-1:2010 en

Zinken deklagen - Richtlijnen en aanbevelingen voor de
bescherming van ijzer en staal in constructies tegen
corrosie - Deel 1: Algemene ontwerpbeginselen tegen
corrosieweerstand

NEN-EN-1SO 14713-1:2010 nl

Zinken deklagen - Richtlijnen en aanbevelingen voor de
bescherming van ijzer en staal in constructies tegen
corrosie - Deel 1: Algemene ontwerpbeginselen en
corrosieweerstand

NEN-EN-1SO 14713-2:2010 nl

Zinken deklagen - Richtlijnen en aanbevelingen voor de
bescherming van ijzer en staal in constructies tegen
corrosie - Deel 2: Thermisch verzinken (1SO 14713-
2:2009,IDT)

NEN-EN-1SO 14713-2:2010 en

Richtlijnen en aanbevelingen voor de bescherming van
ijzer en staal in constructies tegen corrosie - Zink
deklagen - Deel 2: Thermisch verzinken

NEN-EN-1SO 14713-3:2010 nl

Bescherming van ijzer en staal in constructies tegen
corrosie - Zink en aluminium deklagen - Leidraad - Deel
3: Sherardiseren

NEN-EN-1SO 14713-
3:2010/C11:2010 en

Richtlijnen en aanbevelingen voor de bescherming van
ijzer en staal in constructies tegen corrosie - Zink
deklagen - Deel 3: Sherardiseren

NEN-EN-1SO 15720:2001 en

Metallieke deklagen - Beproeving van de porositeit -
Poreusheid in goud of palladium deklagen op metalen
ondergronden door gel-elektrografie

NEN-EN-1SO 15721:2001 en

Metallieke deklagen - Beproeving van de porositeit -
Porositeit in goud of palladium deklagen met
zwavelhoudende zuur/zwaveldioxidedampen

NEN-ISO 15724:2002 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen -
Elektrochemische meting van diffusief waterstof in staal
- Methode met Barnacle-elektrode

NEN-1SO 15726:2009 en

Metallieke deklagen - Elektrolytische zinklegeringen met
nikkel, kobalt of ijzer

NEN-EN-1SO 16348:2003 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen -
Definities en afspraken over het uiterlijk

NEN-1SO 17334:2009 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen -
Autocatalytisch nikkel koper voor elektromagnetische
afscherming

20